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ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit
des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

Sofern in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Anforderungen an die besondere
Sachkunde und Erfahrung der mit der Herstellung von Bauprodukien und Bauarten betrau-
ten Personen nach den § 17 Abs. 5 Musterbauordnung entsprechenden Landerregelungen
gestellt werden, ist zu beachten, dass diese Sachkunde und Erfahrung auch durch gleich-
wertige Nachweise anderer Mitgliedstaaten der Europaischen Union belegt werden kann.
Dies gilt ggf. auch fiir im Rahmen des Abkommens Uber den Europaischen Wirtschaftsraum
(EWR) oder anderer bilateraler Abkommen vorgelegte gleichwertige Nachweise.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die fir die Durchfihrung von Bau-
vorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigun-
gen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbeson-
dere privater Schutzrechte, erteilt.

Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter gehen-
der Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen"', dem Verwender bzw. Anwender des
Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfi-
gung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung an
der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behérden
Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfligung zu stellen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollstandig vervielfaltigt werden. Eine
auszugsweise Verdffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fir Bautech-
nik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dirfen der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung nicht widersprechen. Ubersetzungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulas-
sung missen den Hinweis "Vom Deutschen Institut flir Bautechnik nicht geprifte Uber-
setzung der deutschen Originalfassung" enthalten.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen der
orffanzl, unth, gedndert
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BESONDERE BESTIMMUNGEN
Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

Diese allgemeine bauaufsichtliche Zulassung gilt fir das “epros ®DrainLiner Verfahren"
(Anlage 1) zur Sanierung schadhafter Abwasserleitungen mit Krelsquerschmtten |n den
Nennwelten DN 100 bis DN 250 mit den Schlauchlinern der Bezeichnungen "epros®Drain-
Liner", "epros ®DrainPlusLiner” und epros®Dra|nSteamL|ner" sowie den dazugehdrenden
Zwei- Komponenten Epoxidharzsysteme mit den Bezeichnungen "epros®’EPROPOX FC15"
und "epros’EPROPOX FC30".

Diese allgemeine bauaufsichtliche Zulassung gilt auch fir das “epros®DrainLCR Verfahren"
(Hutproflltechnlk siehe allgemeine bauaufsichtliche Zulassungs Nr Z-42.3-385) mit der
"epros DrainLCR Hutmanschette" und den dazugehdérenden “epros Sllukat Harzsystemen"
"epros ®Harz Typ W", "epros Harz Typ W01" ("Wmterharze") und "epros®Harz Tyg S" ("Som-
merharz") sowie fir die Harzsysteme "epros EPROPOX FC15" und "epros  EPROPOX
FC30".

Diese Zulassung gilt fir die Sanierung von Abwasserleitungen, die dazu bestimmt sind
Abwasser geméaB DIN 1986-3' abzuleiten.

Das Schlauchliningverfahren kann zur Sanierung von Abwasserleitungen aus Beton, Stahl-
beton, Steinzeug, Faserzement, den Kunststoffen GFK, PVC, PE, PP und Gusseisen einge-
setzt werden, sofern der Querschnitt der zu sanierenden Abwasserleitung den verfahrens-
bedingten Anforderungen und den statischen Erfordernissen genugt.

Schadhafte Abwasserleitungen werden durch Einbringen und nachfolgender Aushéartung
eines harzgetrankten Polyester-Nadelvlies-Schlauches saniert. Dazu wird vor Ort ein
Polyester-Nadelvlies-Schlauch (PES-Schlauch), der auf der AuBenseite mit einer flexiblen
Polyvinylchlorid-Folie (PVC) oder einer Polyurethan-Folie (TPU oder PUR) oder mit einer
Polypropylen-Folie (PP) umschlossen ist, mit einem Zwei-Komponenten-Epoxidharz
(EP-Harz) getrankt.

Der Polyester-Nadelvlies-Schlauch ist mit fiinf verschiedenen Folien-Beschichtungs-

varianten ausgestattet (siche Anlage 1 Punkt 4):

Variante a) "epros®DrainLiner”
PVC-Folienbeschichtung  (PVC-Folie als Einbringhilfe des Schlauchliners
Variante b) "epros®DrainLiner" ;
TPU-Folienbeschichtung  (TPU-Folie als Einbringhilfe des Schlauc ﬁers)
Variante ¢) "epros®DrainLiner"
PP-Folienbeschichtung (PP-Folie als Einbringhilfe des Schlauch ners) “abe
Variante d) "epros®Drain PlusLiner" A\
PUR-Folienbeschichtung  (PUR-Folie als Einbringhilfe des Schlauchlirte
Variante e) "epros®DrainSteamLiner”
PP-Folienbeschichtung (PP-Folie als Bestandteil des Schlauchliners)

Bei dem Schlauchliningverfahren mit geschlossenem Ende (Close-End-Verfahren) wird unter
Verwendung einer Inversionstrommel der Polyester-Nadelvlies-Schlauch mittels Druckluft in
die zu sanierende schadhafte Abwasserleitung eingestilpt (inversiert) und die Aushértung
erfolgt iber Warmwasser (VARIANTE 1) oder mittels Dampfaushéartung (VARIANTE 2).
Beim Einbau eines Schlauchliners mit der Verfahrensvariante "Wassersaule" (VARIANTE 3)
wird der Polyester-Nadelvlies-Schlauch mittels Wasserschwerkraft in die Leitung inversiert.
Bei einer Sanierung mit offenem Ende wird zusétzlich oder zeitgleich ein Kalibrierschlauch

DIN 1986-3 Entwasserungsanlagen fir Gebdude und Grundstiicke — Teil 3: Regeln fiir Betrieb
und Wartung; Ausgabe:2004-11
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eingestllpt. Durch die Inversion des Polyester-Nadelvlies-Schlauches gelangt die PVC-,
TPU-, PUR- oder PP-Folie auf die dem Abwasser zugewandte Seite. Durch Luftbeauf-
schlagung bzw. mittels Wasserflllung erfolgt ein formschliissiges Anpressen an die Rohrin-
nenwand. Die Aushartung des harzgetrankte Polyester-Nadelvlies-Schlauches erfolgt mittels
Warmwasserzirkulation.

Es ist immer vor dem Inversieren des harzgetrankten Polyester-Nadelvlies-Schlauches ein
Polyethylen-Schutzschlauch (PE-Preliner) einzuziehen.

Wasserdichte Wiederanschlisse von Seltenzulaufen in den Leitungen der Nennweiten
DN 100 bis DN 200 werden mit der "epros®DrainLCR Hutmanschette" unter Einsatz eines
Rohrsanierungsgerates ("epros ®DrainLCR- Packer") der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassungs Nr. Z-42.3-385 oder mit anderen Sanierungsverfahren, fir die allgemeine bau-
aufsichtliche Zulassungen giiltig sind, ausgefiihrt. Der Wiederanschluss von Seitenzuldufen
in offener Bauweise ist ebenfalls méglich.

Schachtanschliisse werden entweder unter Verwendung von quellenden Hilfsbandern, die

vor dem Einzug des PE-Schutzschlauches (Preliner) im Bereich der Schachtanschllsse
positioniert sind, oder mittels abwasserbestéandigem Mértel oder Kunstharz wasserdicht her-

gestellt.
2 Bestimmungen der Verfahrenskomponenten
2.1 Eigenschaften und Zusammensetzung

211 Werkstoffe der Verfahrenskomponenten

2.1.1.1  Werkstoffe fir die Inversionsschlauche (Anlage 1)
Die Werkstoffe des Polyester-Nadelvlies-Schlauches (PES-Schlauch), dessen Beschichtung
aus PVC-, TPU-, PUR- oder PP-Folien und die Werkstoffe des Zwei- Komponenten Epoxid-
harzsysteme m1t den Bezeichnungen "epros EPROPOX FC15" und "epros®EPROPOX
FC30", einschlieBlich der verwendeten Fillstoffe, Harter und sonstigen Zusatzstoffen, ent-
sprechen den beim Deutschen Institut fir Bautechnik hinterlegten Rezepturangaben.

s Der Polyester-Nadelvlies-Schlauch (PES-Schlauch), weist u. a. folgende Eigenschaften
auf (siehe Anlage 1):

1. "epros®DrainLiner" mit PVC- oder TPU-Beschichtung:

Flachengewicht: siehe Anlage 2 Tabelle A
Beschichtungsdicke PVC "epros®DrainLiner": 0,40 mm bis 0,50 mm
Beschichtungsdicke TPU "epros®DrainLiner": 0,30 mm bis 0,40 mm

2. "epros®DrainLiner" und "epros®DrainSteamLiner" mit PP-Beschichtung:
Flachengewicht: siehe Anlage 3 Tabelle B
Beschichtungsdicke PP "epros®DrainLiner": 0,30 mm bis 0,40 mm

Beschichtungsdicke PP "epros®DrainSteamLiner”: 0,40 mm bis 0,60 mm

3. "epros®DrainPlusLiner" mit PUR-Beschichtung:
Flachengewicht: siehe Anlage 4 Tabelle C _.
und Tabelle D !

Beschichtungsdicke PUR "epros®DrainPIusLiner": 0,20 mm bis 0,25 mmy/

4. Die Epoxldharz~KomponenteA der belden Zwei-Komponenten-Hafz
"epros”’EPROPOX FC15" und "epros®EPROPOX FC30" weist vor der
tung folgende Eigenschaften auf:

Dichte bei +25 °C: ca. 1,15 g/cm® £ 0,02 g/
Viskositat bei +25 °C: ca.2.430 mPaxs

Z11550.11 1.42.3-32/110
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5a. Die Harter-Komponente B des Zwei-Komponenten-Harzsystems
"epros®EPROPOX FC15" weist vor der Verarbeitung folgende Eigenschaften
auf:
Dichte bei +25 °C: ca. 1,09 g/lem® + 0,02 g/m®
Viskositat bei +25 °C: ca.1.013mPaxs
5b. Die Hérter-Komponente B des Zwei-Komponenten-Harzsystems
"epros®EPROPOX FC30" weist vor der Verarbeitung folgende Eigenschaften
auf:
Dichte bei +25 °C: ca. 1,08 glem® + 0,02 g/m®
Viskositat bei +25 °C: ca. 302 mPaxs

6a. Das Epoxid-Harzsystem "epros®EPROPOX FC15" weist ohne den PU-Liner im
ausgeharteten Zustand folgende Eigenschaften nach DIN 16946-2°
(Typ 1041-0) auf:

Dichte bei +25 °C: ca. 1,19 g/cm®
Biege-E-Modul: ca. 3.536 N/mm”®
Biegespannung oig: ca. 117 N/mm?
Zugfestigkeit: ca. 72 N/mm?
ReiBdehnung: >3%
Aushartung bei mind. +25 °C: =1,5h

6b. Das Epoxid-Harzsystem "epros’EPROPOX FC30" weist ohne den PU-Liner im
ausgeharteten Zustand folgende Eigenschaften nach DIN 16946-2°

(Typ 1041-0) auf:

Dichte bei +25 °C: ca. 1,19 g/cm®
Biege-E-Modul: ca. 3.821 N/mm?®
Biegespannung O ca. 135 N/mm?®
Zugfestigkeit: ca. 67 N/mm?®
ReiBdehnung: >3%
Aushartung bei mind. +25 °C: =25h

Es diurfen nur Epoxidharze (EP-Harze) des Typs 1041-0 nach Tabelle1 von
DIN 16946-2 eingesetzt werden, die den beim Deutschen Institut fir Bautechnik hinter-
legten Rezepturangaben und IR-Spektren entsprechen. Die IR-Spektren sind auch bei
der fremdiberwachenden Stelle zu hinterlegen.

2.1.1.2 Werkstoffe flr das “epros®DrainLCH Verfahren" mit der "epros®DrainLCR Hutmanschette"

Die Werkstoffe fur die "epros®DrainLCR Hutmanschette” der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Z-42.3-385 entsprechen den beim Deutschen Institut fir Bautechnik hinterlegten
Rezepturangaben wie die Eigenschaften und Zusammensetzung des glasfaserverstéarkten
Polypropylens sowie die Silikat- und Epoxid-Harzsysteme einschlieBlich der verwendeten
Fullstoffe, Harter und sonstigen Zusatzstoffen.

Die Silikatharze (Winter- und Sommerharz) entsprechen den beim Deutsc I
Bautechnik hinterlegten IR-Spektren. Die IR-Spektren sind auch bei der frenfdibe
den Stelle zu hinterlegen.

DIN 16946-2 Reaktionsharzformstoffe; Gief3harzformstoffe; Typen; Ausgabe:1989-03
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2.1.1.3 Werkstoff des quellenden Bandes (Hilfsstoff)

Fir das quellende Band (Hilfsstoff) im Bereich der Schachtanbindung (siehe Anlage 18) des
Schlauchliners dirfen nur extrudierte Profile, bestehend aus einem Chloropren- (CR/SBR)
Gummi und wasseraufnehmendem Harz, verwendet werden. Die quellenden Béander
mussen bei Einlagerung in Wasser nach 72 h eine VolumenvergréBerung von mindestens
100 % aufweisen.

2.1.2 Umweltvertraglichkeit

Das Bauprodukt erflilit die Anforderungen der DIBt-Grundséatze "Bewertung der Auswirkun-
gen von Bauprodukten auf Boden und Grundwasser" (Fassung: Mai 2009). Diese Aussage
gilt nur bei der Einhaltung der Besonderen Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsicht-
lichen Zulassung.

2.1.3 Wanddicke

Systembedingt werden harzgetrankte Schlauchliner fir eine SanierungsmaBnahme einge-
setzt, welche nach der Inversion und Aushértung eine Mindestwanddicke von 3 mm auf-
weisen (siehe Anlage 5).

Abwasserleitungen, deren Tragfahigkeit allein (ohne Unterstitzung des umgebenden
Bodens) gegeben ist, d. h. keine Risse (ausgenommen Haarrisse mit Rissbreiten unter
0,15 mm bzw. bei Stahlbetonrohren unter 0,3 mm) vorhanden sind, dirfen mit Schlauch-
linern nach Anlage 5 nur saniert werden, wenn die Mindestwanddicke von 3 mm nicht unter-
schritten und eine Nennsteifigkeit SN > 500 N/m? eingehalten wird. Befinden sich ein oder
mehrere durchgehende Langsrisse im Altrohr, sind Bodenuntersuchungen, z. B. durch
Rammsondierungen erforderlich und es ist ein entsprechender rechnerischer Nachweis zu
fahren. Bei Infiltrationen ist der Schlauchliner hinsichtlich des Verformungs- und Beulverhal-
tens zu bemessen.

Wenn das Altrohr-Bodensystem allein nicht mehr tragfahig ist, dirfen solche Abwasser-
leitungen mit Schlauchlinern der in der Anlage 5 aufgefihrten Wanddicken nur saniert
werden, wenn durch eine statische Berechnung entsprechend dem Merkblatt ATV-M 127-2°
die durch den Schlauchliner aufzunehmenden statischen Belastungen nachgewiesen
werden.

Zur Berechnung der Kurzzeit-Ringsteifigkeiten SR des ausgeharteten Schlauchliners sind
die Wanddicken in Anlage 5 zu beachten.

Fir die Nennsteifigkeit SN und Kurzzeit-Ringsteifigkeit SR gelten folgende Beziehungen:

Flr SN gilt: Fur SR gilt:
E.s? Es
SN =—"+ R=re—y
12-d3 12-1,

(SN = Nennsteifigkeit in Anlehnung an DIN 16869-2%) (r, = Schwerpunktradius)

Fur den Lastfall Grundwasser ist der Schlauchliner hinsichtlich Beulen entsprechend
ATV-DVWK-Merkblatt M 127-2° zu bemessen (siehe hierzu auch Abschnitt 9).

Der Schlauchliner weist immer einen dreischichtigen Wandaufbau auf. Dieserbeste S
der PE-Schutzfolie, der Polyesterfaserschicht und der PVC-, TPU-, PUR- gder PP-F
(siehe Anlage 1). "

Deutsches Institut
fiir Bautechnik

o ATV-M 127-2 Deutsche Vereinigung fiir Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e. V. (DWA)
- Merkblatt 127 - Teil 2: Statische Berechnung zur Sanierung von Abwasserkanalen
und -leitungen mit Lining- und Montageverfahren; Ausgabe:2000-01

DIN 16869-2 Rohre aus glasfaserverstarktem Polyesterharz (UP-GF), geschleudert, gefillt -
Teil 2: Allgemeine Giteanforderungen, Prifung; Ausgabe:1995-12
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2.1.4

2.1.4.1

2.1.4.2

215

2:0:5:1

2.1.5.2

Z11550.11

Physikalische Kennwerte des ausgehérteten Polyesterfaser-Harzverbundes

Nach Aushéartung der mit Harz und Harter getrankten Polyesterfaserschicht (chne Preliner
und Innenbeschichtung) missen diese die Kennwerte in den Abschnitten 2.1.4.1 und 2.1.4.2
aufweisen.

Physikalische Kennwerte mit dem "epros®EPROPOX FC15" Harzsystem

— Dichte in Anlehnung an DIN EN ISO 1183-2°: 1,136 g/cm® + 0,02 g/lcm®
— Umfangs-E-Modul in Anlehnung an DIN EN 1228°%: > 2.936 N/mm”®
— Biege-E-Modul in Anlehnung an DIN EN ISO 178: > 2,462 N/mm®

Biegespannung o in Anlehnung an DIN EN ISO 178" =70 N/mm?®
Physikalische Kennwerte mit dem "epros®EPROPOX FC30" Harzsystem

— Dichte in Anlehnung an DIN EN 1SO 1183-2% 1,116 g/cm® + 0,02 g/cm®
— Umfangs-E-Modul in Anlehnung an DIN EN 1228°: > 3.056 N/mm?
— Biege-E-Modul in Anlehnung an DIN EN ISO 178 > 2,784 N/mm?

Biegespannung o in Anlehnung an DIN EN ISO 178": =~ 64 N/mm?®

Eigenschaften des ausgehirteten Polyesterfaser-Harzverbundes aufgrund der
thermischen Analyse (DSC-Analyse)

Der ausgehartete Polyesterfaser-Harzverbund weist in den Abschnitten 2.1.5.1 und 2.1.5.2
folgende Grenzwerte auf, die mittels der Dynamischen Differenz-Kalorimetrie (DDK)
(Differential Scanning-Calorimetry (DSC)) festgestellt wurden.

DSC-Analyse mit dem "epros>EPROPOX FC15" Harzsystem

GlasUbergangstemperatur Tg, (Ist-Zustand des Reaktionsharzsystems;
erste Heizphase)
2 +60 °C
Glastbergangstemperatur Tg, (Harzsystem im volistandig ausgehéarteten Zustand;
zweite Heizphase)
2 +94 °C
DSC-Analyse mit dem "epros’EPROPOX FC30" Harzsystem
Glasubergangstemperatur Tgy (Ist-Zustand des Reaktionsharzsystems;
erste Heizphase)
2 +53 °C
Glaslbergangstemperatur Tg» (Harzsystem im vollstandig ausge Zstand;
zweite Heizphase) ¢
= 485 °C

DIN EN ISO 1183-2 Kunststoffe - Verfahren zur Bestimmung der Dichte von nicht verschaumten Kunst-
stoffen — Teil 2: Verfahren mit Dichtegradientenséule (ISO 1183 2:2004); Deutsche
Fassung EN ISO 1183-2:2004; Ausgabe:2004-10

DIN EN 1228 Kunststoff-Rohrleitungssysteme - Rohre aus glasfaserverstarkten duroplastischen
Kunststoffen (GFK) - Ermittlung der spezifischen Anfangs-Ringsteifigkeit; Deutsche
Fassung EN 1228:1996; Ausgabe:1996-08

DIN EN ISO 178 Kunststoffe - Bestimmung der Biegeeigenschaften (ISO 178:2001 + AMD 1:2004);
Deutsche Fassung EN ISO 178:2003 + A1:2005; Ausgabe:2006-04
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2.2 Herstellung, Verpackung, Transport, Lagerung und Kennzeichnung
221 Herstellung
2.2.1.1 FabrikmaBige Herstellung der Schlauchliner

Im Werk des Vorlieferanten sind die Polyester-Nadelfilzschlauche mit den in Abschnitt 2.1.3
genannten Mindestwanddicken mit einer auBeren flexiblen PVC-, TPU-, PUR- oder PP-
Folien herzustellen. Der Antragsteller hat sich von der Einhaltung der vorgegebenen
LangenmalBe und Wanddicken durch den Vorlieferanten zu Gberzeugen.

Der Antragsteller hat sich zur Uberpriifung der Eigenschaften des Harzes und des Harters,
der Fllstoffe und der sonstigen Zusatzstoffe bei jeder Lieferung vom Vorlieferanten Werks-
zeugnisse in Anlehnung an DIN EN 10204° vorlegen zu lassen.

Im Rahmen der Wareneingangskontrolle sind folgende Eigenschaften zu Uberprifen:
Eigenschaften des Harzes:

— Dichte

— Viskositat

222 Verpackung, Transport, Lagerung

Die vom Vorlieferanten angelieferten einseitig beschichteten Polyester-Nadelvlies-Schlauche
sind in Raumlichkeiten des Antragstellers vor deren Weiterverwendung so zu lagern, dass
die Schlduche nicht beschadigt werden.

Die vom Vorlieferanten angelieferten Komponenten fir die Harzimpragnierung auf der jewei-
ligen Baustelle, sind bis zur weiteren Verwendung in geeigneten, getrennten, luftdichten
Behaltern in R&umlichkeiten des Antragstellers zu lagern. Der Temperaturbereich von
+15 °C bis ca. +25 °C ist dabei einzuhalten. Die Lagerzeit flir das Epoxidharz und die Harter
betragt ca. 12 Monate nach der Lieferung und ist nicht zu Uberschreiten. Die Gebinde sind
vor direkter Sonneneinstrahlung zu schiitzen. Die Gebinde sind so zu gestalten, dass das
Epoxidharz und der Héarter sowie das Silikatharz in getrennten Einzelbehaltern aufbewahrt
werden.

Die fir die SanierungsmaBnahmen erforderlichen Mengen der Komponenten sind den
Lagergebinden zu entnehmen und in geeigneten, getrennten und luftdicht verschlossenen
Behéltern zum jeweiligen Verwendungsort zu transportieren. Am Verwendungsort sind die
Behélter vor Witterungseinflissen zu schitzen. Die Polyester-Nadelfilzschlauche sind in
geeigneten Transportbehaltern so zu transportieren, dass sie nicht beschadigt werden.

Bei Lagerung und Transport sind die einschlagigen Unfallverhitungsvorschriften und die
Ausfihrungen im Verfahrenshandbuch des Antragstellers zu beachten.

2.2.3 Kennzeichnung

Die Polyester-Nadelfilzschléuche und die jeweiligen Transportgebinde der Harzkompo-
nenten sind mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) nach den Ubereinstimmungs-
zeichen-Verordnungen der Lander, einschlieBlich der Zulassungsnummer Z-42.3-466 zu
kennzeichnen. Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach
Abschnitt 2.3 Ubereinstimmungsnachweis erfillt sind.

Zusétzlich sind auf den Transportbehéltern der Polyester-Nadelfilzscpi&uc
— Nennweite 3
— Lénge

— Chargennummer

— Folienbeschichtungen PVC, TPU, PP oder PUR

— Hinweis auf PP-Folie als Bestandteil des Schlauchliners

anzZogeben:

DIN EN 10204 Metallische Erzeugnisse - Arten von Prifbescheinigungen; Deutsche Fassung
EN 10204:2004; Ausgabe:2005-01
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Zusatzlich sind die Transportbehélter fir Harze, Harter und sonstige Zusatzstoffe mindes-
tens wie folgt zu kennzeichnen mit:

— Harzbezeichnungen

— Komponentenbezeichnung

— Temperaturbereich

— Gebindeinhalt (Volumen oder Gewichtsangabe)

- Ggf. Kennzeichnung geméaB der Verordnung Uber geféhrliche Stoffe (Gefahrstoffver-
ordnung)

2.3 Ubereinstimmungsnachweis
2.3.1 Allgemeines

Die Bestatigung der Ubereinstimmung der Verfahrenskomponenten mit den Bestimmungen
dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss fiir jedes Herstellwerk mit einem
Ubereinstimmungszertifikat auf der Grundlage einer werkseigenen Produktionskontrolle und
einer regelmaBigen Fremduberwachung einschlieBlich einer Erstprifung der Verfahrens-
komponenten nach MaBgabe der folgenden Bestimmungen erfolgen.

Fur die Erteilung des Ubereinstimmungszertifikats und die Fremdiiberwachung einschlieBlich
der dabei durchzufihrenden Produktprifungen hat der Hersteller eine hierfir anerkannte
Zertifizierungsstelle sowie eine hierflir anerkannte Uberwachungsstelle einzuschalten.

Die Erklarung, dass ein Ubereinstimmtfngszertifikat erteilt ist, hat der Hersteller durch Kenn-
zeichnung der Bauprodukte mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) unter Hinweis
auf den Verwendungszweck abzugeben.

Dem Deutschen Institut fur Bautechnik ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des von ihr
erteilten Ubereinstimmungszertifikats zur Kenntnis zu geben.

Dem Deutschen Institut fir Bautechnik ist zuséatzlich eine Kopie des Erstpriifberichts zur
Kenntnis zu geben.

23.2 Werkseigene Produktionskontrolle

In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durch-
zutiihren. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzunehmende
kontinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicherstellt, dass die
von ihm hergestellten Bauprodukte den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung entsprechen.

Die werkseigene Produktionskontrolle soll mindestens die im Folgenden aufgefiihrten MaB3-
nahmen einschlieBen.
— Beschreibung und Uberpriifung des Ausgangsmaterials

Der Betreiber des Herstellwerkes hat sich bei jeder Lieferung der Komponenten PVC-,
TPU-, PUR- oder PP-Folien, des PE-Preliners, Polyesterfasern, Harz, Harter und sonsti-
gen Zusatzstoffen davon zu Uberzeugen, dass die geforderten Eigenschaften nach
Abschnitt 2.1.1 eingehalten werden.

Dazu hat sich der Betreiber des Herstellwerkes vom jeweiligen Vorlieferanten
entsprechende Werksbescheinigungen 2.1 in Anlehnung an DIN EN 10204 vorlegen zu
lassen. Im Rahmen der Wareneingangskontrolle sind zusatzlich die in Abschnit
genannten Eigenschaften stichprobenartig entsprechend den beim Deutschep/Instit
Bautechnik hinterlegten Verfahren zu tGberprifen.

— Kontrollen und Prifungen die wahrend der Herstellung durchzufihren sind:
Es sind die Anforderungen nach Abschnitt 2.2.1 zu Uberprifen.

— Kontrolle der Gebinde:

Je Harzcharge sind die Anforderungen an die Kennzeichnung nach Abschii
Uberprufen.

far
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Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen. Die Aufzeich-
nungen missen mindestens folgende Angaben enthalten:

-~ Bezeichnung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsprodukts und der Bestandteile
— Art der Kontrolle oder Prifung
— Datum der Herstellung und der Prifung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials

— Ergebnis der Kontrollen und Prifungen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den Anfor-
derungen

— Unterschrift des fir die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen

Die Aufzeichnungen sind mindestens finf Jahre aufzubewahren und der fir die Fremduber-
wachung eingeschalteten Uberwachungsstelle vorzulegen. Sie sind dem Deutschen Institut
fur Bautechnik und der zustandigen obersten Bauaufsichtsbehérde auf Verlangen vorzule-
gen.

Bei ungeniigendem Prifergebnis sind vom Hersteller unverziglich die erforderlichen MaB3-
nahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Bauprodukte, die den Anforderungen nicht
entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit bereinstimmenden ausge-
schlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch méglich und zum
Nachweis der Mangelbeseitigung erforderlich - die betreffende Prifung unverziglich zu
wiederholen.

2.3.3 Fremdiiberwachung

In jedem Herstellwerk ist die werkseigene Produktionskontrolle durch eine Fremdiber-
wachung regelmaBig zu Uberpriifen, mindestens jedoch zweimal jahrlich.

Im Rahmen der Fremdiberwachung ist eine Erstprifung der Verfahrenskomponenten durch-
zufiihren. Die werkseigene Produktionskontrolle ist im Rahmen der Fremdiberwachung
durch stichprobenartige Prufungen durchzufilhren. Dabei sind die Anforderungen der
Abschnitte 2.1.1 und 2.2.3 zu Uberprifen.

AuBerdem sind die Anforderungen zur Herstellung nach Abschnitt 2.2.1 stichprobenartig zu
uberpriifen. Dazu gehéren auch die Uberprifung des Hartungsverhaltens, der Dichte, der
Lagerstabilitat und des Flachengewichts sowie die IR-Spektroskopien.

Die Probenahme und Priifungen obliegen jeweils der anerkannten Uberwachungsstelle. Bei
der Fremduberwachung sind auch die Werksbescheinigungen2.1 in Anlehnung an
DIN EN 10204 zu Gberprifen.

Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremduberwachung sind mindestens finf Jahre auf-
zubewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Uberwachungsstelle dem
Deutschen Institut fiir Bautechnik und der zustandigen obersten Bauaufsichtsbehérde auf
Verlangen vorzulegen.

3 Bestimmungen fiir den Entwurf

Die Angaben der notwendigen Leitungsdaten sind zu Oberprifen, z.B. Linienflhrung,
Tiefenlage, Lage der Hausanschlisse, Schachttiefen, Grundwasser, Rohrverbindungen,
hydraulische Verhaltnisse, Revisionséffnungen, Reinigungsintervalle. Vorhandene Video-
aufnahmen miissen anwendungsbezogen ausgewertet werden. Die Richtigkeit der Angaben
ist vor Ort zu prufen. Die Bewertung des Zustandes der bestehenden Abwasserleitung der
Grundstiicksentwasserung hinsichtlich der Anwendbarkeit des Sanierungsverfahrens ist vor-
zunehmen.

Die hydraullsche erksamkelt der Abwasserleltungen darf durchf: bringég eines
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4 Bestimmungen fiir die Ausfiihrung
4.1 Allgemeines

Bei folgenden baulichen Gegebenheiten ist die Ausfiihrung des Schlauchliningverfahrens
"epros DrainLiner Verfahren" méglich:

a) Vom Start- zum Zielpunkt
b) Vom Start- zum Zielpunkt durch einen Zwischenschacht

c) Beginnend vom Startpunkt in einer Kanalhaltung mit einer definierten Lange, ohne dass
eine weitere Schachtoéffnung vorhanden sein muss

d) Seitenanschliusse, beginnend vom Startpunkt zum Anschlusspunkt im Hauptkanal oder
vom Startpunkt Hauptkanal zum Anschlusspunkt Seitenanschluss

Der Startpunkt bzw. Zielpunkt kann ein Schacht, eine Revisions- bzw. Reinigungséffnung
oder ein geoffnetes Rohrstlick darstellen. Voraussetzung ist, dass die GréBe ausreichend
ist, um den Inversionsstutzen der Inversionsanlage anzusetzen.

Zwischen den jeweiligen Start- und Zielpunkten kénnen auch mehrere Schachte durchquert
werden, einschlieBlich der Durchquerung von Schachten mit Gerinneumlenkungen. Durch-
querungen von Gerinneumlenkungen bis 45° mit dem "epros®DrainLiner“ und dem
"epros DrainSteamLiner" sowie mit dem "epros®DrainPlusLiner" sind méglich. Bégen bis 90°
kénnen mit dem "epros®DrainPIusLiner" saniert werden.

Sofern Faltenbildung auftritt darf diese nicht gréBer sein als in Abschnitt 7.2 von
DIN EN 13566-4° festgelegt ist.

Die wasserdichte Wiederherstellung von Seitenzulaufen (siehe Anlage 14 bis 17) mittels der
"epros®DrainLCR Hutmanschette" in den Leitungen der Nennweiten DN 100 bis DN 200 ist
aus der sanierten Leitung heraus mit dem Rohrsanierungsgerat ("epros®DrainLCR—Packer"),
mit anderen Sanierungsverfahren, fiir die allgemeine bauaufsichtliche Zulassungen giltig
sind oder in offener Bauweise durchzufihren.

Der Antragsteller hat ein Handbuch mit Beschreibung der einzelnen, auf die Ausfiihrungsart
des Sanierungsverfahrens bezogenen, Handlungsschritte anzufertigen und dem Ausflihren-
den zur Verfligung zu stellen.

Der Antragsteller hat auBerdem dafir zu sorgen, dass die Ausfiihrenden hinreichend mit
dem Verfahren vertraut gemacht werden. Die hinreichende Fachkenntnis des ausflihrenden
Betriebes kann durch ein entsprechendes Giitezeichen des Giteschutz Kanalbau e. V."
dokumentiert werden.

4.2 Gerate und Einrichtungen

4.21 Mindestens fiir die Ausfilhrung des Sanierungsverfahrens
Komponenten, Gerate und Einrichtungen:

— Gerate zur Kanalreinigung
— Gerate zur Wasserhaltung
— Gerate zur Kanalinspektion (siehe ATV-M 143-2'")
— Sanierungseinrichtungen:
o Polyester-Nadelfilzschlauche in den passenden Nennweiten (Anlage 1)

("epros®DrainLiner ; epros®DrainPIusLiner" und/oder "epros®DrainSteamLiner")

DIN EN 13566-4 Kunststoff-Rohrleitungssysteme fiir die Renovierung von erdverlegten drucklosen
Entwéasserungsnetzen (Freispiegelleitungen) — Teil 4: Vor Ort hartendes Schlauch-
lining; Deutsche Fassung EN 13566-4:2002; Ausgabe:2003-04

I Guteschutz Kanalbau e. V.; Linzer Str. 21, Bad Honnef, Telefon: (02224) 9384-0, Telefax: (02224) 9384-84

" ATV-M 143-2 Deutsche Vereinigung fir Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e. V. (DWA)

- Merkblatt 143: Sanierung von Entwésserungssystemen auBerhalb von Geb&uden

- Teil 2: Optische Inspektion; Ausgabe:1993-04
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temperatur- und druckbestédndige nennweitenbezogene Kalibrierschlduche
nennweitenbezogene Polyethylen-Schutzschlduche (PE-Preliner)

Behalter mit Harz und Harter der Harzsysteme "epros®EPROPOX FC15" und/oder
“epros’EPROPOX FC30"

Anlage zum Dosieren und Mischen des Harzsystems (Anlage 19)

Wettergeschutzte Impragnierstelle (Tisch mit Férderband oder Rollentisch und Walz-
laufwerk) ggf. mit Absaugvorrichtung (Anlage 19)

Vakuumanlage (Anlage 19)

temperatur- und druckbestandige nennweitebezogene Druckschlduche zum An-
schluss an die "epros®lnversionstrommel“

"epros®AbsperrbIasen" oder Absperrscheiben passend fir die jeweilige Nennweite

Inversionsbdgen und/oder "epros®Inversionsstutzen” passend fiir die jeweilige Nenn-
weite

Stiitzrohre bzw. Stutzschlauche zur Probengewinnung auf der Baustelle (passend flr
die jeweilige Nennweite)

Stromgenerator

Wasserversorgung

Stromversorgung

Behalter flr Reststoffe

Temperaturmessfihler

Temperaturiberwachungs- und -aufzeichnungsgeréat
Kleingerate wie z. B. Druckluftschneidewerkzeug
Druckluftbohrmaschine

Handwerkszeug, Seile

ggf. Sozial- und Sanitarraume

422 Zusiatzlich fir das "Warmwasserhartungsverfahren" erforderliche Komponenten,
Geréate und Einrichtungen:

Z211550.11

"epros®HWB" & "epros®HotBox" HeiBwasseranlagen und Zubehér fir die Warm-
wasseraushartung

Kontrolleinrichtungen fur Vor- und Ricklaufwassertemperatur

"epros®Inversionstrommel" (VARIANTE 1; Anlage 6) mit Druckiiberwachungsein-
richtung und Warmwasseranschluss

Inversionsrohr, Gerist, Kaltwasserschlauch, Saugleitung, Hydran
Zubehor fir die "Wassersaule" (VARIANTE 3; Anlage 9)

Trichter bzw. Ring fiir die Inversion, alternativ auch Fixierstangen

enanschluss und

1.42.3-32/10



Deutsches

Institut
fiir
Bautechnik
Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Nr. Z-42.3-466 Seite 13 von 30 | 26. April 2011

4.2.3 Zusatzlich fiir das "Dampfhartungsverfahren" erforderliche Komponenten, Geréte und
Einrichtungen:

o "epros®SteamGen" Dampfanlage mit "epros®DampfTelemetrie (halbautomatische
Steuerung) und/oder "epros®DampfMischlanze" (handische Steuerung) und Zubehor
fiir die Dampfaushértung

e "epros®Inversionstrommel" (VARIANTE 2; Anlage 7 und 8) mit Druckiberwachungs-
einrichtung und Dampfanschluss

¢ Kontrolleinrichtungen fur die Dampftemperatur

e Manometer

e Dampfauslassvorrichtung

e Kompressor, Druckluftschlauche, Druckluftregler

o ggf. Verschlusstépfe in den Nennweiten DN 100 bis DN 250 (Dampfeinlassstopfen)

Werden elektrische Geréate, z. B. Videokameras (oder sogenannte Kanalfernaugen) in die zu
sanierende Leitung eingebracht, dann mUlssen diese entsprechend den VDE-Vorschriften
beschaffen sein.

424 Mindestens fiir die Sanierung von Seitenzuldufen mit dem “epros®Drain LCR
Verfahren" erforderlichen Komponenten, Gerdte und Einrichtungen entsprechen wie
unter Abschnitt 4.2.1 genannt, zudem benétigt werden:

"epros®DrainLCR Hutmanschette" in den jeweiligen Nennweiten
Rohrsanierungsgerat ("epros®DrainLCR—Packer") und Zubehor (siehe Anlage 14)

o Behalter mit Harz und Hérter der Harzsysteme "epros®EPROF’OX FC15" und/oder
"epros EPROPOX FC30" und/oder "epros®HarzTyp WO1, "epros®Harz Typ W1" und/oder
"epros®Harz Typ S"

e arretierende Luftschiebstangen (Variante a))
¢ Fahrwagen (Variante b))
e Kamera, Steuereinheit mit Bildschirm

e Hebevorrichtungen

4.3 Durchfiihrung der SanierungsmaBnahme
4.3.1 Vorbereitende MaBnahmen (siehe Anlage 25 bis 27)

Vor der SanierungsmafRnahme ist sicherzustellen, dass sich die betreffende Leitung nicht in
Betrieb befindet; ggf. sind entsprechende Absperrblasen zu setzen und Umleitungen des
Abwassers vorzunehmen. Die zu sanierende Abwasserleitung ist soweit zu reinigen, dass
die Schaden einwandfrei auf dem Monitor erkannt werden kénnen, ggf. sind Hindernisse zu
entfernen (z. B. Wurzeleinwiichse, hineinragende Hausanschlussleitungen usw.). Beim Ent-
fernen solcher Hindernisse ist darauf zu achten, dass dies nur mit geeigneten Werkzeugen
erfolgt, sodass die vorhandene Abwasserleitung nicht zusatzlich beschéadigt wird.

Die fiir die Anwendung des Sanierungsverfahrens zutreffenden Unfallverhitungsvorschriften
sind einzuhalten.

Gerate des Sanierungsverfahrens, die in den zu sanierenden Leitungsabsch
werden sollen, diirfen nur verwendet werden, wenn zuvor durch Prifupf
dass keine entziindlichen Gase im Leitungsabschnitt vorhanden sind.

#gebracht
{ ist,

Z11550.11 1.42.3-32/10



Deutsches
Institut

far
Bautechnik

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Nr. Z-42.3-466 Seite 14 von 30 | 26. April 2011

Hierzu sind die entsprechenden Abschnitte der folgenden Regelwerke zu beachten:
— GUV-R 126" (bisher GUV 17.6)

— ATV-Merkblatt M 143-2"*

— ATV-DVWK-A 199-1 und DWA-A 199-2"

Die Richtigkeit der in Abschnitt 3 genannten Angaben ist vor Ort zu prifen. Dazu ist der zu
sanierende Leitungsabschnitt mit Gblichen Hochdrucksplilgeraten soweit zu reinigen, dass
die Schaden auf dem Monitor bei der optischen Inspektion nach dem Merkblatt
ATV-M 143-2" einwandfrei erkannt werden kénnen.

Bei der Verwendung von Dampferzeugern und Geraten zur Dampfhartung sind insbeson-
dere das Gesetz Uber technische Arbeitsmittel (Geratesicherheitsgesetz) und die Verord-
nung Uber Dampfkesselanlagen (Dampfkesselverordnung) einzuhalten.

Beim Einsteigen von Personen in Schachte der zu sanierenden Abwasserleitungen und bei
allen Arbeitsschritten des Sanierungsverfahrens sind auBerdem die einschlagigen Unfall-
verhltungsvorschriften zu beachten.

Die far die Durchfiihrung des Verfahrens erforderlichen Schritte sind unter Verwendung der
Protokollblatter in den Anlagen 28 bis 30 fiir jede Impragnierung und Sanierung festzuhalten.

4.3.2 Eingangskontrolle der Verfahrenskomponenten auf der Baustelle

Die Transportbehalter der Verfahrenskomponenten sind dahingehend zu Uberpriifen, ob die
in Abschnitt 2.2.3 genannten Kennzeichnungen vorhanden sind. Der auf das jeweilige Sanie-
rungsobjekt bezogene Umfang des Polyester-Faserschlauches ist vor der Trankung mit Harz
nachzumessen. Die Einhaltung der vor der Harztrankung aufrecht zu haltenden Lagertem-
peratur von +15° C bis +25° C ist zu Uberprifen.

4.3.3 Anordnung von Stiitzrohren und Stiitzschlauchen

Vor dem Einzug des PE-Schutzschlauches sind ggf. Stltzrohre oder Stiitzschlduche zur
Verldngerung der zu sanierenden Abwasserleitung bzw. im Bereich von Zwischenschéachten
zu positionieren, damit an diesen Stellen zum Abschluss der SanierungsmaBnahme Proben
entnommen werden kénnen und den Schlauchliner vor Uberdehnungen zu schitzen.

4.3.4 Einzug des PE-Schutzschlauches (Preliner)

Vor der Inversion des Schlauchliners ist immer ein PE-Preliner einzuziehen. Die Einbringung
des Preliners in die zu sanierende Abwasserleitung ist so vorzunehmen, dass Beschadigun-
gen vermieden werden. Das Einbringen des Prelmers wird mittels Inversion durchgefihrt.
Dabei ist der Preliner unter Verwendung der "epros®Inversionstrommel" (VARIANTE 1 und
VARIANTE 2) mittels  Druckluftbeaufschlagung oder mittels = Wasserschwerkraft
(VARIANTE 3) in die zu sanierende Abwasserleitung einzubringen. Der Preliner kann auch
eingezogen werden D|e fur die wasserdlchte Anbmdung des Schlauchllne Zuseizenden

zu positionieren (Stehe Anlage 18).

12

GUV-R 126 Sicherheitsregeln: Arbeiten in umschlossenen Raumen von abwassertechnischen
Anlagen (bisher GUV 17.6); Ausgabe:2008-09
13 ATV DVWK-A 199-1 Deutsche Vereinigung fur Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e. V. (DWA)

- Arbeitsblatt 199: Dienst- und Betriebsanweisung fir das Personal von Abwasser-
anlagen, - Teil 1: Dienstanweisung fir das Personal von Abwasseranlagen; Aus-
gabe:2002-07

DWA-A 199-2 Deutsche Vereinigung flir Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e. V. (DWA)
- Arbeitsblatt 199: Dienst- und Betriebsanweisung fir das Personal von Abwasser-
anlagen, - Teil 2: Betriebsanweisung flr das Personal von Kanalnetzen und
Regenwasserbehandlungsanlagen; Ausgabe:2007-07
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4.3.5 Impragnierung des Polyester-Nadelvlies-Schlauches

4351 Epoxid-Harzmischung fiir den "epros®DrainLiner", "epros®DrainPlusLiner" und "epros®Drain
SteamLiner”

Die far die Harztrankung des jeweiligen Polyester-Nadelviies-Schlauches erforderliche
Harzmenge ist vor Beginn der Harzmischung in Abhé&ngigkeit von dem Schlauchliner-
material, Durchmesser, Wanddicke und Lange zu bestimmen (siehe Anlage 20).

Das Gewichts-Mischungsverhaltnis des Epoxidharzes und des Héarters betragt 100:33 kg
bzw. das Volumen-Mischungsverhéltnis 100:35 Liter (siehe Anlage 21 und 22). Nach dem
Offnen ist die Harterkomponente vollstandig dem Harz beizufiigen. Mit Hilfe eines doppel-
laufigen Ruhrstabes (Elektro- oder Luftantrieb) ist im Harzbehalter die Harterkomponente
gleichmaBig ohne Blasenbildung mit dem Epoxidharz zu vermischen. Bei gréBeren Harz-
mengen ab ca. 60 Liter fir das "epros®EPROPOX FC15"-Harzsystem und ca. 80 Liter fur
das das "epros®EPROPOX FC30"-Harzsystem ist der Einsatz einer automatischen Dosier-
und Mischanlage einzusetzen.

Harz- und Hartermengen, sowie die Temperaturbedingungen sind im Protokoll nach
Abschnitt 4.3.1 festzuhalten.

Von jeder angemischten Harzmenge ist eine Probe zu entnehmen und das Reaktions-
verhalten zu Uberprifen und zu protokollieren.

4.3.5.2 Harztrankung

Der Polyester-Nadelvlies-Schlauch ist im wettergeschitzten bzw. klimatisierten Raum oder
im Sanierungsfahrzeug auf dem Férdertisch auszurollen, ggf. auch an geeigneten Einrich-
tungen anzuhangen. Vor dem Mischen der Komponenten ist jede Einzelkomponente durch-
zumischen. Die Mischungstemperatur darf +10 °C nicht unterschreiten. Zur Unterstitzung
der Harztrankung ist die im Polyester-Nadelvlies-Schlauch enthaltene Luft weitgehend zu
entfernen. Ein entsprechender Unterdruck von ca. 0,5 bar im Polyester-Nadelvlies-Schlauch
kann mittels folgender Methoden erreicht werden:

1. Fur kurze Langen ist am Ende des Schlauchliners ein Vakuum-Schnitt in die oben
liegende Beschichtung zu schneiden. Dieser Schnitt darf nicht im Nahtbereich erfolgen.
Es sind drei Schnitte von etwa 15 mm nur in die Beschichtung zu schneiden. Auf die
Schnitte ist der Saugnapf der Vakuumanlage aufzusetzen.

2. Fir groBere Langen oder Schlauchlinerdurchmesser ist alle 7 m bis 10 m ein Vakuum-
schnitt in die oben liegende Beschichtung zu schneiden, aber nicht im Nahtbereich. Es
sind drei Schnitte von etwa 15 mm nur in die Beschichtung zu schneiden. Mit einem
Klebeband sind die noch nicht benétigten Schnitte zu tGberkleben. Spéater sind diese zu-
satzlichen Schnitte abzukleben.

AnschlieBend ist der Schlauchliner wie ein "Z" zu falten. Die "Z"-Faltung ist durch ein
Gewicht zu beschweren. Dadurch wird das Eintreten eines Unterdrucks zwischen dem
gefalteten Schlauchliner und den Saugnapfen unterstitzt. Hinter jedem Saugnapf ist
ebenfalls ein "Z" zu falten und durch ein Gewicht zu beschweren. Die offene Seite des
Schlauchliners ist auf den Impréagniertisch zu legen und das Harzgemisch einzufillen. Zur
gleichméaBigen Verteilung des Harzes im Polyester-Nadelvlies-Schlauch ist der Schlauch-
liner anschlieBend durch ein Walzenlaufwerk zu férdern. Der Schlauchliner ist unter die
Anpressrollen zu legen. Der Walzabstand ist auf das doppelte der Wanddicke des
Schlauchliners zuziglich 2 mm einzustellen. Die zur Verfigung zu stellende Betriebs-
und Wartungsanleitung ist hierzu zu beachten.

Der Vorschub ist so zu wahlen, dass eine moglichst gleichméBige Verteilung des e
in der Matrix des Polyester-Nadelvlies-Schlauch erfolgt. Die Geschwipflig des
Impragniervorganges richtet sich nach dem Saug- bzw. Eindringverhalign d rz-
gemlsches Sollte die Harzverteilung erkennbar ungleich sein, dann ist de
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Der impragnierte Schlauchliner ist zur Minderung der Reibung bei der nachfolgenden
Inversierung und zur Vermeidung unnétiger Temperaturerhdhung unmittelbar nach dem
Durchlaufen der Walzen in einem Behalter mit einem biologisch abbaubaren Gleitmittel
abzulegen, wobei der Schlauchliner so zusammen zu legen ist, dass keine Beschadigung
der PVC-, TPU-, PP- oder PUR-Folie erfolgt.

Die Hartungszeit und der Temperaturverlauf sind sowohl flr das Inversieren mit
geschlossenem Ende als auch flr das Inversieren mit offenem Ende im Protokoll nach
Abschnitt 4.3.1 festzuhalten.

Inversieren des harzgetrankten Polyester-Nadelvlies-Schlauches

VARIANTE 1: Druckinversion mittels Inversionstrommel und Warmwasseraushértung
(Anlage 6)

Nach dem abgeschlossenen Impréagniervorgang ist das Ende des Schlauchliners mitsamt
dem Steuerband zusammen zu binden ("Linerkopf') und in die Inversionstrommel aufzu-
rollen. Zum Inversieren ist das noch offene Schlauchlinerende durch den an die Inver-
sionstrommel anzuschlieBenden Inversionsschlauch zu flihren. Dieses hat durch Zuhilfe-
nahme eines Zugselles zu erfolgen. Das Schlauchlmerende ist mittels Schellen am vorab
montierten "epros ®Inversionsstutzen" bzw. ' 'epros Inversronsbogen zu befestigen.

Inversieren mit geschlossenem Ende (Close-End-Verfahren, Anlage 10)
Schritt 1: _Inversion mittels Inversionstrommel

Der "epros®|nversi0nsstutzen" bzw. "epros®Inversionsbogen" ist mit dem
Schlauchlinerende in den Startschacht bzw. in die Rohréffnung einzufithren und
am Beginn der zu sanierenden Leitung ggf. am PE-Schutzliner (Preliner) zu
positionieren. AnschlieBend ist die Inversionstrommel, je nach Schlauchliner-
durchmesser und Wanddicke in den Anlagen 21 bis 24 mit dem angegebenen
Druck, zu beaufschlagen. Durch die Druckluftbeaufschlagung wird der
Schlauchliner umgestilpt (inversiert). Dieser Inversionsvorgang setzt sich bis
zum Erreichen des Zielschachtes bzw. der Revisionsoffnung oder des Ziel-
punktes der zu sanierenden Abwasserleitung fort. Durch diesen Vorgang
gelangt die harzgetrankte Innenseite des Schlauchliners entweder in Kontakt
mit der Innenseite des PE-Schutzschlauches oder direkt in Kontakt mit der
Innenoberflache der zu sanierenden Abwasserleitung. Die PVC-, TPU-, PUR-
oder PP-Folie gelangt auf diese Weise auf die dem Abwasser zugewandte
Seite.

Schritt 2: Warmwasseraushéartung

Die Druckluft ist bei gleichzeitiger Filllung des Schlauchliners mit Wasser lang-
sam an der Inversionstrommel abzulassen, um einen Anstieg des Gesamt-
druckes des Schlauchliners auszuschlieBen. Uber das an der Inversionstrom-
mel anzuschlieBende Heizsystem/-aggregat ist der Schlauchliner mit Wasser
vollstandig zu flllen, sodass das formschllssige Anliegen an die Innenober-
flache der zu sanierenden Abwasserleitung aufrecht gehalten wird. Das in dem
Heizaggregat erzeugte warme Wasser ist mittels einer Pumpe im Heizkreislauf
zu férdern (siehe Anlage 6). Das Umlaufwasser ist im Vorlauf auf ca. +70 °C
aufzuheizen. Die Vor- und Ricklauftemperatur im Heizkreislauf sowie die
Temperatur zwischen Schlauchliner und der Innenseite der zu sanierenden
Leitung (am Start-, Zwischen- und am Zielpunkt) sind in der Sohle (am tiefsten
Punkt) wahrend der gesamten Aushéartungszeit zu messen und zu protokollie-
ren. Es sind die Aushartezeiten nach Tabelle2 und 3 zu beachiga~-higch
Abschluss der Hartung (Heizphase) ist das Heizwasser und der8ch
durch Zugabe von Kaltem Leitungswasser auf ca. +20 °C .// uk Das
Wasser ist nach Erreichen dleses Temperatunlveaus abzul@ssen. us-
hartezeiten fur den "epros®DrainLiner’, "epros®DrainflusLine oder
"epros®DrainSteamLiner' (siehe Tabelle 1 und 2) sind abha ' q)vggcﬂe
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wendeten Epoxid-Harzsystemen nach Abschnitt 2.1.1.1 und von den Umge-
bungstemperaturen. Die Aushartezeit und der aufgebrachte Druck sind wéah-
rend der gesamten Aushartungszeit zu messen und zu protokollieren.

4.3.6.1.2 Inversieren mit offenem Ende (Open-End-Verfahren, Anlagen 11 bis 13)
Schritt 1: Inversion mittels Inversionstrommel

Sofern die Sanierung von einem Startschacht bzw. einer Rohréffnung in Rich-
tung eines nicht zuganglichen Abwassersammelkanals erfolgt, ist zuvor die
Schlauchlinerlange so zu bestimmen, dass der Schlauchliner nicht (ber diesen
Endpunkt herausragt. Das Schlauchlinerende ist vor dem Aufrollen in die Inver-
sionstrommel mit einem Teflonband oder einem elastischen Gummiband zu
verschlieBen.

Der so verschlossenen Schlauchliner ist in der Inversionstrommel aufzurollen.
Nachfolgend sind die gleichen Arbeitsschritte, wie unter Abschnitt 4.3.6.1.1
Schritt 1 beschrieben, auszufiihren.

Zum Abschluss des Druckluft unterstiitzen Inversionsvorganges lést sich das
Teflon- bzw. das Gummiband und der Druck im Schlauchliner entweicht. Es
erfolgt noch kein Anlegen des Schlauchliners an die Innenoberflache der zu
sanierenden Leitung bzw. an den zuvor eingebrachten PE-Schutzschlauch.

Der Schlauchliner ist vom "epros®lnversionsstutzen“ bzw. "epros®Inversions-
bogen" zu lésen. In die Inversionstrommel ist ein Kalibrierschlauch mit ange-
schlossenem Heizschlauch und Steuerband einzurollen. Das andere Ende
dieses Kalibrierschlauches ist am "epros®lnversionsstutzen“ bzw. "epros® Inver-
sionsbogen" zu befestigen. AnschlieBend ist der Kalibrierschlauch mit dem
gleichen Druckniveau, wie unter Abschnitt 4.3.6.1.1 Schritt 1 genannt, zu inver-
sieren. Der Kalibrierschlauch bewirkt ein formschlissiges Anliegen des
Schlauchliners an die Innenoberflache der zu sanierenden Leitung bzw. an den
PE-Schutzschlauch.

Schritt 2: Warmwasseraushéartung

Es sind die gleichen Arbeitsschritte, wie unter Abschnitt 4.3.6.1.1 Schritt 2
beschrieben, auszufihren.

Nach Abschluss der Aushartung und Abkihlphase ist das Wasser abzulassen
und der Kalibrierschlauch zu entfernen.

4.3.6.2 VARIANTE 2: Druckinversion mittels |nversionstrommel und Dampfaushértung (Anlage 7
und Anlage 8)

4.3.6.2.1 Inversieren mit geschlossenem Ende und Dampfauslassventil (Anlage 8) (Close-End-Verfahren,
Anlage 10)

Schritt 1:  Inversion mittels Inversionstrommel

Es sind die gleichen Arbeitsschritte, wie unter Abschnitt 4.3.6.1.1 Schritt 1
beschrieben, auszufihren.

Anstelle des zusammengebundenen Endes des Schlauchliners ist das
"epros ®Dampfauslassventil” einzubinden und mit dem Steuerband der Inver-
sionstrommel zu verbinden.

Schritt 2: Dampfaushéartung
Mittels Druckluft ist der entsprechende Aushartedruck nach den Anlagen 21
bis 24 Uber dle "epros DampfTelemetrie" (mit halbautomatischer Steuerung)
bzw. "epros®DampfMischlanze" (handische Steuerung) konstant zu halten. Der
Dampferzeuger ist in Betrieb zu nehmen und nach der jeweiligen Aufheizzeit
- nzeh‘Anlage zu
verbinden. Durch dle Belmlschung von Dampf Ub 0s°Da
metrie" bzw. "epros ®DampfMischlanze" ist die Tg ontinuieljich zu
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steigern. Der Austritt des Dampf-/Luftgemisches hat Uber das "epros®Dampf-
auslassventil am Schlauchlinerende zu erfolgen. Die maximale Dampf-/Luft-
temperatur von +100 °C darf nicht Uberschritten werden.

Die Dampf-/Luft-Mischtemperatur sowie die Temperatur zwischen dem
Schlauchliner und der Innenseite der zu sanierenden Abwasserleitung (am
Start- und Zielpunkt und eventuell am vorhandenen Zwischenschacht bzw.
Rohréffnung) sind in der Sohle (am tiefsten Punkt) wahrend der ganzen Aus-
hartungszeit zu messen und zu protokollieren. Die Aushartungstemperaturen
sind zwischen dem inversierten Schlauchliner und der Innenseite der Rohrober-
flache zu erfassen.

Es sind die Aushartezeiten nach Tabelle 1 und 2 zu beachten.

Nach Beendigung der Aushéartung (Heizphase) ist der Schlauchliner mit Luft auf
+20 °C Schlauchlinertemperatur abzukdihlen.

Dle Aushartezeﬁen fir den "epros®DrainLiner”, "epros®DrainPlusLiner’ oder
"epros®DrainSteamLiner" (siehe Tabelle 1 und 2) sind abhangig von den ver-
wendeten Epoxid-Harzsystemen nach Abschnitt 2.1.1.1 und von den Umge-
bungstemperaturen. Die Aushéartezeit und der aufgebrachte Druck sind
wahrend der gesamten Aushartungszeit zu messen und zu protokollieren.

4.3.6.2.2 Inversieren mit geschlossenem Ende und Heizschlauch (Anlage 7) (Close-End-Verfahren,
Anlage 10)

Schritt 1:  Inversion mittels Inversionstrommel

Es sind die gleichen Arbeitsschritte, wie unter Abschnitt 4.3.6.21.1 Schritt 1
beschrieben, auszuflihren.

Anstelle des "epros®Dampfauslassventil" ist ein Heizschlauch an das Schlauch-
linerende anzubringen und mit dem Schlauchliner zu inversieren. Der Heiz-
schlauch ist mit dem Servicefenster der Inversionstrommel zu verbinden.

Schritt 2: Dampfaushartung

Mittels Druckluft |5t der entsprechende Aushartedruck nach den Anlagen 21 bis
24 uber die “epros DampfTelemetrie" (mit halbautomatischer Steuerung) bzw.
"epros Damprmchlanze (handische Steuerung) konstant zu halten. Der
Dampferzeuger ist in Betrieb zu nehmen und nach der jeweiligen Aufheizzeit
mit der "epros Dampﬂ' elemetrie"- oder "epros Dampf Mtschlanzen -Anlage zu
verbinden. Durch dle Beimischung von Dampf (ber die "epros Dampf Tele-
metrie" bzw. "epros Dampr|schianze ist die Temperatur kontinuierlich zu
steigern. Der Austritt des Dampf-/Luftgemisches hat Gber den Startschacht bzw.
Startpunkt zu erfolgen. Der Durchfluss ist unter Zuhilfenahme eines an der
Inversionstrommel montierten Kugelhahnes zu steuern. Druck und Temperatur
sind konstant zu halten. Die maximale Dampf-/Lufttemperatur von +100 °C darf
nicht Uberschritten werden.

Die Dampf-/Luft-Mischtemperatur sowie die Temperatur zwischen dem
Schlauchliner und der Innenseite de zu sanierenden Abwasserleitung (am Start-
und Zielpunkt und eventuell am vorhandenen Zwischenschacht bzw. Rohroff-
nung) sind wahrend der ganzen Aushartungszeit zu messen und zu protokollie-
ren. Die Aushartungstemperaturen sind zwischen dem inversierten Schlauch-
liner und der Innenseite der Rohroberflache zu erfassen.

Es sind die Aushartezeiten nach Tabelle 1 und 2 zu beachten
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Die Aushartezeiten fiir den "epros®DrainLiner”, "epros®DrainPlusLiner" oder
"epros®DrainSteamLiner" (sieche Tabelle1 und 2) sind abhéngig von den
verwendeten Epoxid-Harzsystemen nach Abschnitt 2.1.1.1 und von den Umge-
bungstemperaturen. Die Aushéartezeit und der aufgebrachte Druck sind
wahrend der gesamten Aushartungszeit zu messen und zu protokollieren.

4.3.6.2.3 Inversieren mit offenem Ende und Dampfauslassventil (Anlage 8) (Open-End-Verfahren,
Anlagen 11 bis 13)
Schritt 1: __ Inversion mittels Inversionstrommel

Es sind die gleichen Arbeitsschritte, wie unter Abschnitt 4.3.6.2.1 Schritt 1
beschrieben, auszufiihren.

Schritt 2:  Dampfaushértung

Es sind die gleichen Arbeitsschritte, wie unter Abschnitt 4.3.6.2.1 Schritt 2
beschrieben, auszufliihren.

4.3.6.2.4 Inversieren mit offenem Ende und Heizschlauch (Anlage 7) (Open-End-Verfahren, Anlagen 11
bis 13)
Schritt 1:  Inversion mittels Inversionstrommel

Es sind die gleichen Arbeitsschritte, wie unter Abschnitt 4.3.6.2.2 Schritt 1
beschrieben, auszuflihren.

Schritt 2: Dampfaushartung
Es sind die gleichen Arbeitsschritte, wie unter Abschnitt 4.3.6.2.2 Schritt 2
beschrieben, auszufliihren.

4.3.6.3 VARIANTE 3: "Wassersadule" Wasserinversion mittels Inversionsgerist und Warmwasser-
aushartung (Anlage 9)
Schritt 1:  Inversion mittels Wasserschwerkraft

Bei Einbau eines Schlauchliners mit der Verfahrensvariante "Wasserséule" ist
der Polyester-Nadelvlies-Schlauch mittels Wasserschwerkraft in die zu sanie-
rende Abwasserleitung zu inversieren. Dazu ist am Startschacht bzw. Start-
punkt ein Gerlist aufzustellen. Dieses Gerlst ist in der Hohe entsprechend dem
erforderlichen hydrostatischen Druck und der Schachttiefe zu bemessen. In den
Startschacht bzw. Startpunkt ist ein auf den Durchmesser der zu sanierenden
Abwasserleitung bezogenes "epros®lnversionsrohr" einzusetzen. Der Schlauch-
liner ist durch das "epros®lnversionsrohr" einzuflhren, zu befestigten und durch
den Haltering zu stillpen. AnschlieBend ist Wasser einzuleiten. Der hydro-
statische Druck bewirkt die Inversion des Schlauchliners sowie das formschlis-
sige Anliegen des Schlauchliners in der zu sanierenden Abwasserleitung.

Die entsprechenden Inversionsdriicke sind in den Anlagen 21 bis 24 zu ent-
nehmen.

Schritt 2: Warmwasseraushértung

Es sind die gleichen Arbeitsschritte, wie unter Abschnitt 4.3.6.1.1 Schritt 2
beschrieben, auszuflhren.

4.3.6.4 Aushartungszeiten

Die  Aushartezeit far den  ‘"epros®DrainLiner’,  "epros®DrainPlusLiner*  und
"epros®DrainSteamLiner" (siehe Tabelle 1 und 2) ist abhéngig von den endeten Zwei-
Komponenten-Epoxid-Harzsystemen nach Abschnitt 2.1.1.1 und von ¢ ebunds- bzw.

Verfahrenstemperaturen. Die Aushértezeit und der aufgebrachte Dry
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Tabelle 1: "Aushéartezeiten des Epoxid-Harzsystems "epros®’EPROPOX FC15"

Aushértezeiten in Minuten Aushértetemperaturen
ca. 330 bei +10 °C
ca. 150 bei +15 °C
ca. 120 bei +20 °C
ca. 90 bei +25 °C

5 Aushartezeiten (Heizphase ohne Abkuhlung) des Harzsystems bei Kalt-, Warmwasser- und Dampfaushértung
bis max. +40 °C Heizvorlauftemperatur

Tabelle 2: "Aushartezeiten des Epoxid-Harzsystems "epros®EPROPOX FC30"¥

Aushartezeiten in Minuten Aushértetemperaturen
ca. 600 bei +10 °C
ca. 360 bei +15 °C
ca. 240 bei +20 °C
ca. 150 bei +25 °C

X Aushartezeiten (Heizphase ohne Abklhlung) des Harzsystems bei Kalt-, Warmwasser- und Dampfaushértung
bis max. +40 °C Heizvorlauftemperatur

Die Aushartezeiten beginnt bei Erreichen der in Tabelle 1 und Tabelle 2 genannten Tempe-
raturen, gemessen zwischen dem inversierten Schlauchliner und der Oberflache der zu
sanierenden Abwasserleitung (am Start-, Zwischen- und Zielpunkt) in der Sohle (am tiefsten
Punkt). Bei Grundwassereintritt oder bei kalten Temperaturen des Erdreiches sind die Aus-
hartezeiten zu verlangem.

AbschlieBende Arbeiten

Nach der Aushartung ist mittels druckluftbetriebener Schneidwerkzeuge im Start- und Ziel-
schacht das entstandene Innenrohr an der jeweiligen Schachtwand abzutrennen und zu
entfernen. In den Zwischenschachten ist jeweils die obere Halbschale des entstanden
Rohres bis zum Auftritt im Schachtboden zu entfernen.

Aus den dabei ebenfalls zu entfernenden Stitzrohren bzw. Stiitzschlauchen sind die Rohr-
abschnitte (Kreisringe) flr die nachfolgenden Prifungen zu entnehmen (siehe hierzu
Abschnitt 7).

Bei der Durchfhrung der Schneidarbeiten sind die betreffenden Unfallverhiitungsvor-
schriften zu beachten.

Wiederanschluss von Seitenzuldufen mit dem "epros®DrainLCR Verfahren" der
allgemeinen  bauaufsichtlichen Zulassung Z-42.3-385 unter Ein
"epros®DrainLCR Hutmanschette" (siehe Anlage 14 bis 17) '

Harzmischung

a) Silikat-Harzmischung fir die "epros®DrainLCR Hutmanschette" der allger
sichtlichen Zulassungs Nr. Z-42.3-385 ‘- —

Das Silikat-Harz besteht aus den Komponenten A und B. Es ist ein Vol ens

1.42.3-32/10
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Harzmengen zu bestimmen. Die Komponenten A und B sind in einem Mischbehélter
unter Verwendung eines Rihrgerates (z. B. elektrisch betrieben) so zu mischen, dass ein
blasenfreies Harzgemisch mit homogener Einfarbung erreicht wird.

Tabelle 3: "S|I|katharz Bedarfsberechnungx) fur die Harzsysteme "epros®HarzTyp W01,
"epros®Harz Typ W1" und "epros®Harz Typ S"

; Harzsystem Komponente A Komponente B
Hausanschlussleitung ’ . . ;
Liter (gesamt) Liter Liter
DN 100 — 45° und 90° 0,60 0,20 0,40
DN 125 — 45° und 90° 0,75 0,25 0,50
DN 150 — 45° und 90° 0,90 0,30 0,60
DN 200 - 45° und 90° 1,20 0,40 0,80

" Wanddicke: 3 mm Lange: 270 mm (Lange im Hausanschluss)

b) Epoxid-Harzmischung fiir die "epros®DrainLCR Hutmanschette"

Das Epoxid-Harz besteht aus den Komponenten A und B. Unter Beachtung der Angaben
in den Tabellen 4 sind die flr jeden Anwendungsfall erforderlichen Harzmengen zu
bestimmen. Die Komponenten A und B sind in einem Mischbehélter unter Verwendung
eines Ruhrgerates (z. B. elektrisch betrieben) so zu mischen, dass ein blasenfreies Harz-
gemisch mit homogener Einfarbung erreicht wird.

Tabelle 4: "Epoxidharz- Bedan‘sberechnung’ fur die Harzsysteme “epros®EPROPOX
FC15" und "epros®EPROPOX FC30""

. Harzsystem Komponente A Komponente B
Hausanschlussleitung . : . .
Liter (gesamt) Liter Liter
DN 100 — 45° und 90° 0,60 0,44 0,16
DN 125 — 45° und 90° 0,75 0,56 0,19
DN 150 — 45° und 90° 0,90 0,67 0,23
DN 200 — 45° und 90° 1,20 0,89 0,31

" Wanddicke: 3 mm Lange: 270 mm (Lange im Hausanschluss)

Das Harzgemisch, sowie die Temperaturbedingungen sind im Protokoll nach Abschpitt™.3. =
festzuhalten. v
Von jeder angemischten Harzmenge ist eine Probe zu entnehmen und dag Rea -
verhalten zu Gberprifen und zu protokollieren.

Einbau der Hutprofile X
Die vom inversierten Schlauchliner Uberdeckten Bereiche der Seitenzuldufg

Inneren des ausgehérteten Polyester-Nadelvlies-Schlauch aus aufzufrasen.

Der Wiederanschluss von Seitenzuldufen der Nennweiten DN 100 bis DN 200 is"
Hauptkanal der Nennweiten DN 100 b|s DN 250 mittels des Rohrsanierungsgerates
("epros DramLCR—-Packer) und der "epros®DrainLCR Hutmanschette" (Anlage 14 Bilder A
bis C) sowie unter Verwendung der in Abschnitt 4.2.2 genannten Komponenten, Gerate und
Einrichtungen durchzuflhren.
Das Rohrsanierungsgerat besteht aus einem Vorgeformten zylindrisch dehnféhigen Packer-
schlauch und einem zentrisch angeordneten Stutzenschlauch im Winkel von 45° oder 90° an
der Seitenflache. An dem Packerschlauch sind zwei teleskopartige Radsysteme montiert.

1.42.3-3210
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Die epros®DralnLCR Hutmanschette ist wie ein Hut ausgebildet und ist auf den seitlichen
Stutzenschlauch des "epros DralnLCR—Packer aufzusetzen (siehe Anlage 14). Der
seitliche Stutzenschlauch des "epros®DrainLCR—Packers" ist mit der
"epros®Drain LCR Hutmanschette" dann so in das Rohrsanierungsgerat einzufahren, dass
er in die zu sanierende Abwasserleitung eingebracht werden kann.

Die beidseitig silikatharzgetrankte "epros®DrainLCR Hutmanschette" ist mit dem Rohr-
sanierungsgerat an die schadhafte Seitenanschlussstelle mittels arretierender Schiebe-
stangen (Variante a)) oder mit einem Fahrwagen (Variante b)) zu schieben. Fir die Posi-
tionierung ist eine Kamera am Rohrsanierungsgerat zu montieren (Anlage 15). Nach der
Positionierung ist der Packerschlauch mittels Druckluft zu beaufschlagen und der Stutzen-
schlauch mit der "epros ®DrainLCR Hutmanschette" in die Hausanschlussleitung hinein zu
inversieren (Anlage 16). Dabei lSt darauf zu achten, dass der in die Hausanschlussleitung
einzubringende Teil der "epros ®DrainLCR Hutmanschette” die erste Muffe der Hausan-
schlussleitung tberdeckt und der Ubergang zum vorhandenen Rohr sowie zum ausge-
harteten Innenrohr ohne hydraulisch nachteilige Stufen- oder Faltenbildung erfolgt. Der
Packerschlauch mit dem eingebrachten Appendix wird unter Druck so lange belassen, bis
das Harzgemisch ausgehartet ist.

Die Aushartezeit fir die "epros®DrainLCR Hutmanschette" (sieche Tabelle 5 und 6 und
Z-42.3-385) ist abhangig von dem verwendeten Silikat-Harzsystem nach Abschnitt 2.1.1.2
und dem Mischungsverhéltnis der Komponenten A und B nach Abschnitt 4.3.5 b) sowie von
den Umgebungstemperaturen. Die Aushartezeit und der aufgebrachte Druck sind aufzu-
zeichnen. Nach der Aushéartung ist die Druckluft abzulassen das Rohrsanierungsgerét aus
dem Kanal zu entfernen (Anlage 17).

Tabelle 5: "Aushartezelten und Mlschungsverhaltms der Komponenten A und B"
"epros®Harz Typ W" und "epros Harz Typ S"

Mischungsverhaltnis in Volumen Topfzeit | Aushéirtungs-

Nr. Komp. A Komp. B Komp. B bei zeit bei

Harter "epros®Harz ”epros®Harz +20° C +15°C
Typ W*" Typ S" min min
1 3 6 - 15 115
2 3 1 18 120
3 3 4 2 21 140
4 3 3 3 25 165
5 3 2 4 28 180
6 3 1 5 31 200
7 3 - 6 32 260

Tabelle 6: "Aushartezelten und Mischungsverhéltnis der Komponenten A und B"
"epros ®Harz Typ WO1"

Mischungsverhéltnis in Volumen Topfzeit | Topfzeit | Aushar- | Aushéar-

Nr. Komp. A Komp. B bei bei tungszeit | tungszeit
Harter "epros®Harz +10°C | +22°C |bei+12°C | bei +20° C
Typ W01" min min i i

1 1 2 13-15 4,5-7,5
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Fir das  "epros®DrainLCR Verfahren"  (Hutprofiltechnik)  kénnen  auch  die
"epros®EPROPOX FC15" und "epros®EPROPOX FC30" Epoxid-Harzsysteme eingesetzt
werden. Es sind die Aushértezeiten in Abschnitt 4.3.6.4 Tabelle 1 und Tabelle 2 zu beach-
ten.

Sollten bei Einbringung und Aushértung gréBere Harzreste anfallen, sind diese vom Anwen-
der aus der Leitung zu entfernen; geringflgige Reste sind jedoch unbedenklich.

Die wasserdichte Wiederherstellung von Seitenzulaufen kann auch mit anderen Sanierungs-
verfahren, fiir die allgemeine bauaufsichtliche Zulassungen gltig sind, ausgefiihrt werden.
Der Wiederanschluss von Seitenzulaufen in offener Bauweise ist ebenfalls méglich.

4.3.9 Schachtanbindung (siehe Anlage 19)

Schachtanschliisse sind entweder unter Verwendung von guellenden Hilfsbandern, die vor
dem Einzug des PE-Schutzschlauches (Preliner) im Bereich der Schachtanschliisse zu
positionieren, oder mittels abwasserbesténdigem Mortel oder Kunstharz wasserdicht herzu-
stellen.

Sowohl im jeweiligen Start- und ggf. auch im Zielschacht, als auch in den Zwischen-
schéchten sind die entstandenen Uberstdnde (siehe auch Abschnitt 4.3.7 AbschlieBende
Arbeiten) des ausgehérteten Innenrohres zur Stirnwand des Schachtes (so genannter
Spiegel) und die Ubergdnge zum FlieBgerinne im Start- und Zielschacht wasserdicht aus-
zubilden.

Dies kann z. B. durch folgende Ausfihrungen erfolgen:

— Angleichen der Ubergange mittels abwasserbestandigem Mortel

— Angleichen der Ubergénge mittels Kunstharz

Die sachgerechte Ausfiihrung der wasserdichten Gestaltung der Ubergénge hat der Auftrag-
geber der SanierungsmaBnahme zu veranlassen.

5 Beschriftung im Schacht

Im Start- oder Endschacht der SanierungsmaBnahme sollte folgende Beschriftung dauerhaft
und leicht lesbar angebracht werden:

— Art der Sanierung

— Bezeichnung des Leitungsabschnitts
— Nennweite

— Wanddicke des Schlauchliners

— Jahr der Sanierung

6 AbschlieBende Inspektion und Dichtheitspriifung

Nach Abschluss der Arbeiten ist der sanierte Leitungsabschnitt optisch zu inspizieren. Es ist
festzustellen, ob etwaige Werkstoffreste entfernt sind und keine hydraulisch nachteiligen
Falten vorhanden sind.
Nach Aushartung des Schlauchliners, einschlieBlich der Wiederherstellw

laufe, ist die Dichtheit, ggf. unter Einbeziehung der Schachtanschlusgberei
Dies kann auch abschnittsweise erfolgen.
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Die Dichtheit der sanierten Leitungen ist mittels Wasser Verfahren "W" (siehe Anlage 30)
oder Luft Verfahren "L" nach DIN EN 1610" zu priifen. Bei der Prifung mittels Luft sind die
Festlegungen in Tabelle 3 von DIN EN 1610", Prifverfahren LD fur feuchte Betonrohre und
alle anderen Werkstoffe zu beachten. Die sanierten Seitenzuldufe kénnen auch separat
unter Verwendung geeigneter Absperrblasen oder Absperrscheiben auf Wasserdichtheit
gepruft werden.

7 Priifungen an enthommenen Proben

7.1 Allgemeines

Aus den ausgehérteten kreisrunden Schlauchlinern sind auf der Baustelle Kreisringe bzw.
Segmente zu entnehmen (sieche Probebegleitschein Anlage 31). Stellt sich heraus, dass die
Probestlicke fir die genannten Prifungen unter Abschnitt 7.2.1 untauglich sind, oder eine
Probeentnahme von Kreisringen oder Segmenten nicht méglich ist, dann kann bei
| Hausanschlusslinern bis DN 200 | alternativ eine DSC-Analyse nach Abschnitt 7.2.2 durch-
gefuhrt werden.

Fur die Untersuchung der charakteristischen Materialeigenschaften mittels der Dynami-
schen Differenz-Kalorimetrie (DDK) (Differential Scanning-Calorimetry (DSC)) sind auf der
Baustelle Probekoérper aus der Haltung zu entnehmen. Die Entnahme ist mittels Kern-
bohrung durchzufiihren. Der Durchmesser der Probe soll mind. 2,5 cm betragen.

7.2 Festigkeitseigenschaften

7.2.1 Ermittlung der Festigkeitseigenschaften nach 3-Punkt-Biege- und Langzeit-Scheitel-
druckprifung
An den entnommenen Proben sind der Biege-E-Modul und die Biegespannung og zu
bestimmen.

Bei diesen Prifungen sind der Kurzzeitwert, der 1-h-Wert und der 24-h-Wert des Biege-
E-Moduls sowie der Kurzzeitwert der Biegespannung oy festzuhalten. Bei der Prifung ist
auch festzustellen, ob die Kriechneigung in Anlehnung an DIN EN ISO 899-2"® entsprechend
nachfolgender Beziehung bzw. aus den Diagrammen 1 und 2 eingehalten wird:

K =MX100

n
1h

Die Kriechneigung ist von der Nachvernetzung des Harzes abhangig, und somit=
Beriicksichtigung des Probealters aus dem Diagramm 1 bzw. Diagramm 2 zu entp€

i‘ Deutsches Inatitut/

\ﬁ‘n' Bautechnik

DIN EN 1610 Verlegung und Priffung von Abwasserleitungen und -kanélen; Deutsche Fassung
EN 1610:1997; Ausgabe:1997-10 in Verbindung mit DIN EN 1610 Beiblatt 1; Aus-
gabe:1997-10

DIN EN ISO 899-2 Kunststoffe - Bestimmung des Kriechverhaltens — Teil 2: Zeitstand-Biegeversuch
bei Dreipunkt-Belastung (1SO 899-2:2003); Deutsche Fassung EN ISO 899-2:2003;
Ausgabe:2003-10
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Diagramm 1: "Beurteilung der Kriechneigung in Abhangigkeit des Probenalters fur das
Epoxid-Harzsystem "epros " EPROPOX FC15"

.. e e PR . e i

Probenalter [d]

[ em—cuantivert ves Mevertes |

Diagramm 2: "Beurteilung der Kriechneigung in Abhangigkeit des Probenalters flir das
Epoxid-Harzsystem "epros” EPROPOX FC30""

40
35 \

| RN

N
2 \

Kriachnelgung [%]
8

\\

15 _-__-—"__i—

10

5

0

0 10 20 30 40 5C
Probenaiter [d]
[ umnthuet oe Mchnsos

Die in der Prifung an der auf der Baustelle enthommene nittelte Kriechneigung
darf in Abhangigkeit des Probealters den Wert der Kriegh us defy Diagramm 1 oder

Diagramm 2 nicht Uberschreiten.
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AuBerdem ist am ausgehérteten Schlauchliner der Biege-E-Modul und die Biegespan-
nung o nach DIN EN ISO 178" (Drei-Punkt-Biegeprifung) zu bestimmen. Wobei gewdlbte
Probestébe aus dem entsprechenden Kreisprofil zu verwenden sind, die in radialer Richtung
eine Mindestbreite von 50 mm aufweisen sollen. Bei der Prifung und Berechnung des
E-Moduls ist die zwischen den Auflagepunkten des Probestabes gemessene Stitzweite zu
berlicksichtigen.

Die festgestellten Kurzzeitwerte der E-Module und Biegespannungen o missen im Ver-
gleich mit dem in Abschnitt 9 genannten Wert gleich oder gréBer sein.

Beim Wechsel des Harzlieferanten ist zuséatzlich an entnommenen Kreisringen der Kurzzeit-
wert, der 1-h-Wert und der 24-h-Wert der Ringsteifigkeit festzuhalten. Die Ringsteifigkeits-
prifung ist entsprechend dem in DIN 53769-3"° dargestellten Verfahren zu prifen. Die
Kriechneigung ist ebenfalls zu bestimmen.

7.2.2 Ermittlung der Festigkeitseigenschaften mittels DSC-Analyse
| fiir Hausanschlussliner bis DN 200 |

Sofern eine Probeentnahme von Kreisringen oder Segmenten nicht méglich ist, kann alter-
nativ an den auf der Baustelle entnommenen Proben eine DSC-Analyse fir Hausanschluss-
liner bis DN 200 durchgefiihrt werden.

Dazu ist folgender Priifablauf einzuhalten:
1. Durchschneiden des Bohrkerns mittels Diamantschnitt
2. Messung der Wanddicke des tragenden Laminats an drei Stellen

3. Qualitative Beurteilung des Laminats im Bereich des Sageschnitts gemaB DIN 18820-3",
Abschnitt 5.2

4. Entnahme des Probestiicks zur DSC-Analyse aus dem Laminat
5. DSC-Analyse nach DIN 53765'%, Verfahren A-20
6. Bewertung der Ergebnisse entsprechend Abschnitt 9

7.3 Wasserdichtheit der Proben

mit der PP-Folie entnommen wurden, durchgefiihrt werden.

Die Wasserdichtheit des ausgehérteten Schlauchliners der Varianten a) bis d) (PVC-, TPU-,
PP- oder PUR-Folien) der "epros®DrainLiner" und des "epros®DrainPlusLiners" kann
entweder an einem Schlauchlinerabschnitt (Kreisring) ohne Folienbeschichtung oder an
Prifstiicken, die aus dem ausgeharteten Schlauchliner ohne Folienbeschichtung entnom-
men wurden, durchgefihrt werden. Fir die Prifung ist die Folienbeschichtung des
Schlauchlinerabschnitts bzw. des Priifstlickes entweder zu entfernen oder zu perforieren.
Das Laminat darf dabei nicht verletzt werden.

Die Priifung an Priifstiicken kann entweder mit Uberdruck oder Unterdruck von 0,5 bar erfol-
gen.

Bei der Unterdruckpriifung ist die Probe einseitig mit Wasser zu beaufschlagen. Bei einem
Unterdruck von 0,5 bar darf wahrend einer Prifdauer von 30 Minuten kein Wasseraustritt auf
der unbeaufschlagten Seite der Probe sichtbar sein.

16

DIN 53769-3 Prifung von Rohrleitungen aus glasfaserverstarkten Kunststoffen; Kurzzeit- und
Langzeit-Scheiteldruckversuch an Rohren; Ausgabe:1988-11
i DIN 18820-3 Laminate aus textilglasverstérkten ungeséttigten Polyester- und Phenacrylatharzen

fur tragende Bauteile (GF-UP, GF-PHA); SchutzmaBnahmen fir das tragende
Laminat; Ausgabe:1991-03

DIN 53765 Priufung von Kunststoffen und Elastomeren; Thermische Analyse; Dynamische
Differenzkalorimetrie (DDK); Ausgabe:1994-03

18
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Bei der Prifung mittels Uberdruck ist ein Wasserdruck von 0,5 bar wahrend 30 Minuten auf-
zubringen. Auch bei dieser Methode darf auf der unbeaufschlagten Seite der Probe kein
Wasseraustritt sichtbar sein.

Wandaufbau

Der Wandaufbau nach den Bedingungen in Abschnitt 2.1.3 ist an Schnittflachen z. B. unter
Verwendung eines Lichtmikroskops mit ca. 10facher VergroBerung zu lberprifen. AuBer-
dem ist der durchschnittliche Flachenanteil der Luftblaschen nach DIN EN ISO 7822'" zu
prifen.

Physikalische Kennwerte des ausgeharteten Schlauchliners

An den entnommenen Proben sind die in Abschnitt 2.1.4 genannten Kennwerte zu lber-
prifen.

Ubereinstimmungserkldrung iiber die ausgefiihrte SanierungsmaBnahme

Die Bestatigung der Ubereinstimmung der ausgefilhrten SanierungsmaBnahme mit den
Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss vom ausfiihrenden
Betrieb mit einer Ubereinstimmungserkléarung auf Grundlage der Festlegungen in den
Tabellen 7 und 8 erfolgen. Der Ubereinstimmungserklarung sind Unterlagen tber die Eigen-
schaften der Verfahrenskomponenten nach Abschnitt 2.1.1 und die Ergebnisse der Prufun-
gen nach Tabelle 7 und Tabelle 8 beizufiigen.

Der Leiter der SanierungsmaBnahme oder ein fachkundiger Vertreter des Leiters muss
wahrend der Ausflihrung der Sanierung auf der Baustelle anwesend sein. Er hat fur die
ordnungsgemaBe Ausflihrung der Arbeiten nach den Bestimmungen des Abschnitts 4 zu
sorgen und dabei insbesondere die Prifungen nach Tabelle 7 und Tabelle 8 vorzunehmen
oder sie zu veranlassen. Anzahl und Umfang der ausgefiihrten Festlegungen sind Mindest-
anforderungen.

Die Priifungen an Probestiicken nach Tabelle 8 sind durch eine bauaufsichtliche anerkannte
Uberwachungsstelle (siehe Verzeichnis der Priif-, Uberwachungs- und Zertifizierungsstellen
nach den Landesbauordnungen Teil V, Nr. 9) durchzufilhren

hat zudem die Dokumentation der Ausfihrungen nach Tabelle 7 der
zu GOberprifen.

DIN EN ISO 7822 Textilglasverstarkte Kunststoffe - Bestimmung der Menge vorhandener Lunker —
Gluhverlust, mechanische Zersetzung und statistische Auswertungsverfahren
(ISO 7822:1990); Deutsche Fassung EN ISO 7822:1999; Ausgabe:2000-01
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Tabelle 7: "Verfahrensbegleitende Prifungen”

Gegenstand der Priifung Art der Anforderung Haufigkeit
optische Inspektion der Leitung EﬁghAe‘l.%s_ch:nﬁ;_%l vor jeder Sanierung

. 2 : nach Abschnitt 6 - .
optische Inspektion der Leitung und ATV-M 143-2" nach jeder Sanierung
Gerateausstattung nach Abschnitt 4.2

Kennzeichnung der Behéalter der

Sanierungskomponenten nach Abschrilt 22,3

Luft- bzw. Wasserdichtheit nach Abschnitt 6

Harzmischung, Harzmenge und | Mischprotokoll nach .
Hartungsverhalten je Schlauch | Abschnitt 4.3.5 jede Baustelle
Aushartungstemperatur Haati ABSERRIE 4264

und Aushértungszeit

Uberpriifung der Glasiiber- nach den Abschnitten 2.1.5

gangstemperatur Tgy und Tg und 7.2.2

mittels DSC-Analyse * fiir

Hausanschlussliner bis DN 200 | (alternativ)

' Sofern die Einhaltung der in Abschnitt 2.1.5 genannten Glastibergangstemperaturen T und Tee an den auf der
Baustelle entnommenen Proben mittels DSC-Analyse nachgewiesen wurde, gilt dies auch als Nachweis fur die
Einhaltung der in Abschnitt 2.1.4 genannten physikalischen Kennwerte des ausgehérteten Polyesterfaser-
Harzverbundes.

Die in Tabelle 8 genannten Prifungen hat der Leiter der SanierungsmaQpakag oder sein
fachkundiger Vertreter zu veranlassen. Fir die in Tabelle 8 gen ﬁa"fun sind

Proben aus den beschriebenen Probenschlduchen zu entnehmen.
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Gegenstand der Priifung

Art der Anforderung

Haufigkeit

Kurzzeitbiege-E-Modul,
Kurzzeitbiegespannung o und
Kriechneigung an Rohraus-
schnitten oder an Kreisringen
oder

DSC-Analyse fur Hausan-
schlussliner bis DN 200

nach Abschnitt 7.1
und 7.2.1

nach den Abschnitten 2.1.5 und
122

jede Baustelle, min. jeder
zweite Schlauchliner

Dichte und Harte
der Probe ohne Preliner und
ohne Beschichtungsfolie

nach Abschnitt 2.1.4

Wasserdichtheit

der Probe der

Varianten a) bis d)

ohne Preliner und chne PVC-,
TPU-, PP- oder PUR-Folie

der Probe der

Varianten e)

ohne Preliner aber mit der PP-
Folie

nach Abschnitt 7.3

Wandaufbau

nach Abschnitt 7.4

Harzidentitat mittels
IR-Spektroskopie

nach Abschnitt 2.1.1.

bei jedem Wechsel des
Harzlieferanten mit
Deklaration der Harze

Kurzzeit-E-Modul
(Kurzzeit-Ringsteifigkeit) und
Kriechneigung an Rohrab-
schnitten oder

-ausschnitten

nach den Abschnitten 2.1.4
und 7.2.1

bei jedem Wechsel des
Harzlieferanten mit
Deklaration der Harze

Kriechneigung

an Rohrabschnitten
oder

-ausschnitten

nach Abschnitt 7.2.1

bei Unterschreitung des in
Abschnitt 9 genannten
Kurzzeit-E-Moduls sowie

Die Prifungsergebnisse sind aufzuzeichnen und auszuwerten; sie sind auf Verlgngen

Deutschen Institut flir Bautechnik vorzulegen. Anzahl und Umfang der in den

geflihrten Festlegungen sind Mindestforderungen.

Bestimmungen fiir die Bemessung

Sofern eine statische Berechnung flr SanierungsmaBnahmen erforderlich wird, ist

min. 1 x Schlauchliner je
Halbjahr / ' I ’

Standsicherheit entsprechend dem Merkblatt ATV-DVWK-M 127-2° der "Deutschen
Vereinigung fur Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e. V. (DWA)" vor der Ausflihrung

nachzuweisen.

Bei der statischen Berechnung ist ein Sicherheitsbeiwert von y = 2,0 zu bericksichtigen.
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9.1 Bestimmungen fiir die Bemessung mit dem "epros’EPROPOX FC15" Harzsystem

Der Abminderungsfaktor A zur Ermittlung des Langzeitwerte gemaB 4.000 h-Prifung (in
Anlehnung an DIN EN 761%) betragt A = 3,77.

Folgende Werte sind fir die statische Berechnung zu bericksichtigen:

o Kurzzeit-Biegespannungen oz in Anlehnung an DIN EN ISO 178™: 70 N/mm?

¢ Langzeit-Biegespannungen Ogg: 19 N/mm?

o Kurzzeit-E-Modul in Anlehnung an DIN EN 1228% 2.936 N/mm?

e Langzeit-E-Modul: 779 N/mm?®
9.2 Bestimmungen fiir die Bemessung mit dem "epros°EPROPOX FC30" Harzsystem

Der Abminderungsfaktor A zur Ermittlung des Langzeitwerte gemaB 4.000 h-Prifung (in
Anlehnung an DIN EN 761%) betragt A = 3,91.

Folgende Werte sind fur die statische Berechnung zu berticksichtigen:

o Kurzzeit-Biegespannungen o in Anlehnung an DIN EN ISO 178 64 N/mm?

o Langzeit-Biegespannungen Ogg: 16 N/mm?

e Kurzzeit-E-Modul in Anlehnung an DIN EN 1228°; 3.056 N/mm?®

o Langzeit-E-Modul: 782 N/mm?
10 Bestimmungen fiir den Unterhalt

Vom Antragsteller sind wahrend der Geltungsdauer dieser Zulassung jeweils sechs sanierte
Abwasserleitungen und méglichst sechs wiederhergestellte Seitenzuldufe, optisch zu inspi-
zieren. Die Ergebnisse mit dazugehérender Beschreibung der sanierten Schaden sind dem
Deutschen Institut fiir Bautechnik unaufgefordert wahrend der Geltungsdauer dieser Zulas-
sung vorzulegen.

Dre| dleser ausgefuhnen Samerungen smd auf Kosten des Antrastellers unter Feder-

Prof. Gunter Hoppe
Abteilungsleiter

- DIN EN 761 Kunststoff-Rohrleitungssysteme - Rohre aus glasfaserverstarkten duroplastischen

Kunststoffen (GFK) - Bestimmung des Kriechfaktors im trockenen Zustand; Deutsche
Fassung EN 761:1994; Ausgabe:1994-08

Z11550.11 1.42.3-32/10



N4

TRELLEBORG

ENGINEERED SYSTEMS

SCHLAUCHLINERQUERSCHNITT

1. Altrohr

2. Preliner

3. Ausgeharteter impragnierter epros®DrainLiner, epros®DrainSteamLiner, epros®DrainPlusLiner

4a. beim epros®DrainLiner
4b. beim epros®DrainLiner
4c. beim epros®DrainLiner
4d. beim epros®DrainPlusLiner

DN 100-DN 250 - PVC-Beschichtung
DN 100-DN 250 - TPU-Beschichtung
DN 100-DN 250 - PP-Beschichtung
DN 100-DN 250 - PUR-Beschichtung
4e. beim epros®DrainSteamLiner DN 100-DN 250 - PP-Beschichtung

(Starke: 0,40 - 0,50 mm)
(Stéarke: 0,30 - 0,40 mm)
(Stéarke: 0,30 - 0,40 mm)
(Stéarke: 0,20 - 0,25 mm)
(Starke: 0,40 - 0,60 mm)

Die Beschichtungen der Varianten 4a. bis 4d. dienen als Einbringhilfe des Schlauchliners.

Die PP-Beschichtung der Variante 4e. "epros®DrainSteamLiner" ist ein integraler Bestandteil des

Schlauchliners.
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4a. bis 4e
i ®DrainLiner Verfah Anl
Trelleborg Pipe Seals epros- DrainLiner Verfahren nlage 1

Duisburg GmbH
Dr. Alfred-Herrhausen-Allee 36
D-47228 Duisburg

Schlauchlinerquerschnitt

Zur allgemeinen bauaufsichtlichen

Zulassung Nr. Z-42.3-466
vom 26.04.2011
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Anlage 3

Zur allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Nr. Z-42.3-466

vom 26.04.2011

Tabelle B:
epros®DrainLiner PP
epros®DrainSteamLiner PP

epros®DrainLiner Verfahren
Eigenschaften vor dem Einbau

Trelleborg Pipe Seals
Duisburg GmbH

Dr. Alfred-Herrhausen-Allee 36

D-47228 Duisburg




N4

TRELLEBORG

ENGINEERED SYSTEMS

Tabelle C: epros®DrainPlusLiner mit 9 % Untermass
------------------ T --eene .
' Fléchen- Liner Gesamt-

Nenndurch-  {Einbau- Rohwand- gewicht (o. Liner-gewicht gewicht inkl. {Maximale

messer wandstarke istdrke _{Beschichtung) inetto/ Meter Naht Abweichung

..... DN mm__i._..mm gm: o Bm i gm  M%

100 330 L Ate 19 209 B

S NN N O SN . N W 209 1B 4B
150 - >3,0 416 299 309 _____ ;- 1_5 "
200 31530 416 308 408 5

23230 416 448 458 1 15
250 3 ‘ >3,0 416 497 507 15

Tabelle D: epros®DrainPlusLiner mit 18 % Untermass

Fléchen-

Nenndurch-  iEinbau- Rohwand- gewicht (o. Liner-gewicht gewicht inkl. iMaximale

messer wandstirke istirke Beschichtung) inetto/ Meter Naht Abweichung

e rnoe e e - meeqe +----- S B

.....DN mm i mm g et g Bm i gm i %

- 100 3 ____>_3,0 416 179 189 . 15

L 125 3 >3,0 416 - 224 234 15

T1s0 T3 T30 416 1 269 | 279 | 15 |
200 31530 46 | 359 369 #; _______ 15
225 3 1 >30 416 1 403 43 1 15 |
250 3 >3,0 416 448 458 15

Trelleborg Pipe Seals epros®DrainLiner Verfahren | Anlage 4

Duisburg GmbH
Dr. Alfred-Herrhausen-Allee 36
D-47228 Duisburg

Tabellen C und D:
epros®DrainPlusLiner
PUR
Eigenschaften vor dem Einbau

Zur allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Nr. Z-42.3-466
vom 26.04.2011




N4
TRELLEBORG

ENGINEERED SYSTEMS

Mindestwanddicken s und Nennsteifigkeiten SN (N/m?) des Schlauchinliners im ausgeharteten Zustand

Au&endurchmgsser des Mindestwanddicke s
Schlauchliners

in mm 3,00 mm 3,50 mm 4,50 mm 6,00 mm 7,50 mm
DN 100 7.149,33 11.530,26 25.283,91 -- -
DN 125 3.593,36 5.776,86 12.586,16 - -
DN 150 2.054,13 3.295,40 7.149,33 17.481,67 --
DN 200 853,46 1.365,63 2.947,23 7.149,33 -
DN 225 596,38 953,45 2.054,13 4.969,79 -
DN 250 433,00 691,78 1.488,33 3.693,36 7.149,33

Kurzzeit-Ringsteifigkeit SR in N/mm?

Auﬁendurf:hmesser des Mindestwanddicke s

Schlauchliners
in mm 3,00 mm 3,50 mm 4,50 mm 6,00 mm 7,50 mm
DN 100 0,057 0,092 0,202 - --
DN 125 0,028 0,046 0,100 - -
DN 150 0,016 0,026 0,057 0,139 -
DN 200 0,006 0,010 0,023 0,057 -
DN 225 0,004 0,007 0,016 0,039 -
DN 250 0,003 0,005 0,011 0,028 0,057

Trelleborg Pipe Seals epros DrainLiner Verfahren | Anlage 5

Duisburg GmbH
Dr. Alfred-Herrhausen-Allee 36
D-47228 Duisburg

Mindestwanddicken,
Nennsteifigkeiten SN und
Kurzzeit-Ringsteifigkeiten SR

Zur allgemeinen bauaufsichtlichen

Zulassung Nr. Z-42.3-466
vom 26.04.2011




VARIANTE 1:

N4

TRELLEBORG

ENGINEERED SYSTEMS

Warmwasseraushartung mit Zirkulation

Systemiibersicht

Pos. Beschreibung

2 OO~ WN =

epros®DrainLiner
0 Zirkulationspumpe

epros®HotBox
Zirkulations-Flachschlauch Heillwasser bzw. Schubschlauch
epros®Inversionstrommel oder epros®Inversionsdruckschleuse
Luftversorgung (Kompressor)
Heilwasser-Zufiihrleitung
Kaltwasser-Rickfihrleitung
Wasserversorgung

Trelleborg Pipe Seals

Duisburg GmbH
Dr. Alfred-Herrhausen-Allee 36
D-47228 Duisburg

epros®DrainLiner Verfahren
Warmwasseraushartung mit
Zirkulation
VARIANTE 1

Anlage 6

Zur allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Nr. Z-42.3-466

vom 26.04.2011
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TRELLEBORG

ENGINEERED SYSTEMS

VARIANTE 2:

Dampfaushartung mit Heizschlauch
Systemiibersicht

Pos. Beschreibung

epros®SteamGen Dampferzeuger
Steuerband
epros®Inversionstrommel oder epros®Inversionsdruckschleuse
Luftversorgung
Dampf / Luft-Zuflihrleitung
Dampfleitung
epros®DampfTelemetrie-Anlage
Heizschlauch
epros®DrainSteamLiner

0 epros®Inversionsschlauch dampfbes

2 OCoOoO~NOOORA,WN-=

Trelleborg Pipe Seals epros®DrainLiner Verfahren [ Anlage 7
Duisbur g GmbH Dampfaushartung mit Zur allgemeinen bauaufsichtlichen
Dr. Alfred-Herrhausen-Allee 36 Heizschlauch Zulassung Nr. 2-42.3-466
D-47228 Duisburg VARIANTE 2 vom 26.04.2011




Pos.

oo~~~ O WN=-

N4

TRELLEBORG

ENGINEERED SYSTEMS

VARIANTE 2:

Dampfaushartung mit Dampfauslassventil
Systemiibersicht

Beschreibung

epros ®SteamGen Dampferzeuger

epros ®Inversionsschlauch dampfbestandng
epros®Inversionstrommel oder epros®Inversionsdruckschleuse
Luftversorgung

Dampf / Luft-Zufuhrleitung
Dampfleltung :
epros ®DampfTelemetrie-Anlage /
epros®SteamGen Dampfauslass e
epros®DrainSteamLiner

Trelleborg Pipe Seals

Duisburg GmbH
Dr. Alfred-Herrhausen-Allee 36
D-47228 Duisburg

epros®DrainLiner Verfahren
Dampfaushartung mit
Dampfauslassventil
VARIANTE 2

Anlage 8
Zur allgemeinen bauaufsichtlichen

Zulassung Nr. Z-42.3-466
vom 26.04.2011




VARIANTE 3:

K

TRELLEBORG

ENGINEERED SYSTEMS

,Wassersaule*“ Wasserinversion mit Warmwasseraushartung

Systemiibersicht

Pos. Beschreibung

epros®HotBox
Zirkulations(flach-)schlauch Heilwasser
epros®Inversionsrohr
Zirkulationsleitung Saug
epros®DrainLiner
Zirkulationspum pe
Wasserversorg

N WN =

schlauch Ruckfihrleitung

Trelleborg Pipe Seals | epros®DrainLiner Verfahren
Duisburg GmbH ,Wassersaule" Wasserinversion

Dr. Alfred-Herrhausen-Allee 36 mit Warmwasseraushartung
D-47228 Duisburg VARIANTE 3

Anlage 9

Zur allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Nr. Z-42.3-466

vom 26.04.2011




N4

TRELLEBORG

. . . . ENGINEERED SYSTE.MS
Warmaushartung mit Zirkulation/Dampfauslassventil
Geschlossenes Ende (Closed End)

1. Schlauchliner am Startpunkt positionieren, Steuerband und
Heizschlauch fixieren.

geflhrt und strédmt im Schlauchliner zurlick. Alternativ: Vi
Dampfauslassventil stromt das Dampf / Luft-Gemisch i
Inversionsrichtung und tritt am Schlauchlinerkopf aus.

Trelleborg Pipe Seals epros®DrainLiner Verfahren | Anlage 10
Duisbur g GmbH Sanierung mit geschlossenen | Zur allgemeinen bauaufsichtlichen
Dr. Alfred-Herrhausen-Allee 36 Ende Zulaszsggg ';6 Z-42.3-466
D-47228 Duisburg Close End HaRlZR 4.1
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TRELLEBORG

ENGINEERED SYSTEMS

Warmaushartung mit Zirkulation/Dampfauslassventil 1 von 2
Offenes Ende (Open End), Kalibrierschlauch nachtréglich

R T T Y R S P S T

einfuhren und am Startpunkt positionieren

I PRI A P I TERT ¢ £y 1= 1

3. Schlauchliner vom Inversionsstutzen trennen, Kalibriers ke conik
Pault

Trelleborg Pipe Seals

Duisburg GmbH
Dr. Alfred-Herrhausen-Allee 36
D-47228 Duisburg

epros®DrainLiner Verfahren
Sanierung mit offenen Ende,
Kalibrierschlauch nachtraglich
inversiert Open End
Seite 1 von 2

Anlage 11

Zur allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Nr. Z-42.3-466

vom 26.04.2011
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ENGINEERED SYSTEMS

Warmaushartung mit Zirkulation/Dampfauslassventil 2 von 2
Offenes Ende (Open End), Kalibrierschlauch nachtréglich

4. Kalibrierschlauch in den Schlauchliner inversieren. Fur
Zirkulation den Heizschlauch mit inversieren, andernfalls das
Dampfauslassventil an den Kalibrierschlauchkopf einbinden.

Schlauchlinerkopf aus.

Trelleborg Pipe Seals epros®DrainLiner Verfahren [ Anlage 12
. Sanierung mit offenen Ende, Zur allgemeinen bauaufsichtlichen
Dr Ali:rl;:fl-? (-::rl;mgaug:nn- 2I|I:Iee 36 | Kalibrierschlauch nachtraglich | Zulassung Nr. Z-42.3-466
" D-47228 Duisbur inversiert Open End vom 26.04.2011
9 Seite 2 von 2
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ENGINEERED SYSTEMS

Warmaushartung mit Zirkulation (Wasser oder Dampf)
Offenes Ende (Open End), Kalibrierschlauch gleichzeitig

Aushartung mit Kalibrierschlauch, heiRes Medium wird ziim
Schlauchlinerkopf gefiihrt und stromt im Schlauchliner z iriick. (aches nstitut
Alternative: Mit Dampfauslassventil stromt das - Bautechni¥
Dampf / Luft-Gemisch in Inversionsrichtung durch den p
Schlauchliner und tritt am Schlauchlinerkopf aus.

Trelleborg Pipe Seals epros®DrainLiner Verfahren | Anlage 13
Duisbur g GmbH Sanierung mit offenen Ende, Zur allgemeinen bauaufsichtlichen

_ ¥ gleichzeitig mit Kalibrierschlauch | Zulassung Nr. Z-42.3-466
Dr. Alfl;i_;-lzezrghgzisseblgllee 36 inversiert Open End vom 26.04.2011




epros®DrainLCR Verfahren W
TRELLEBORG

ENGINEERED SYSTEMS

epros®DrainLCR System

A. Luftleerer Packer vor dem
Einflhren

.--ll 2,
ré K
, S
B. Leicht angeblasener Packer
nach der Positionierung

C. Voll aufgeblasener Packer mit @—,
installierter epros®DrainLCR- }“ﬂ\_‘_@l
Hutmanschette &

Kompressor /
Stromerzeuger

R (2]

Fid g,
S (o -

1. Kompressor min. 300 I/min / 8bar 5. epros®DrainLCR-Dre

2. Druckluftschlauch 10 m 6. epros®DrainLCR-Radsatz
3. epros®DrainLCR-Steuereinheit 7. epros®DrainLCR-Packer
4. epros®DrainLCR-Réhrenaal 8. epros®DrainLCR-Kamera

Trelleborg Pipe Seals epros®DrainLCR Verfahren [ Anlage 14
Dui sburg GmbH Hutprofil & LCR Liner Zur allgemeinen bauaufsichtlichen
Dr. Alfred-Herrhausen-Allee 36 epros®DrainLCR A
D-47228 Duisburg Hutmanschette & Liner | vom 26.04.2011




epros®DrainLCR Verfahren \v///4
Installationsprozess TRELLEBORG

1. epros®DrainLCR-Packer positionieren: FIINRERER TIRIENE

Kompressor/
Stromerzeugel

.

1

P
-

epros®DrainLCR-Packer hinter den Stutzen schieben. Mit Hilfe der Kamera den epros®DrainLCR-
Hebekorb fluchtend zum Stutzen drehen.

2. epros®DrainLCR- Packerkorb anheben:

Kompressor/
Stromerzeuge

Institat

chet
DG“‘-S chnlk /:

FJaute

Das Vakuum im Packer brechen, indem der an der epros®DrainLCR-Steuerbox befind ebel ,Air /
Vacuum” kurzzeitig auf ,Air" (gegen Uhrzeigersinn) gedreht wird. Jetzt kann der epros®DrainLCR-
Packerkorb angehoben werden. Den Hebel ,Pathfinder” (gegen den Uhrzeigersinn) auf “up” drehen. Der
epros®DrainLCR-Packerkorb hebt sich nun gegen die Rohrwandung.

Trelleborg Pipe Seals epros®DrainLCR Verfahren | Anlage 15
Duisburg GmbH Installationsschritte Zur allgemeinen bauaufsichtlichen
Dr. Alfred-Herrhausen-Allee 36 epros®DrainLCR Zulassung Nr. Z-42.3-466
D-47228 Duisburg Hutmanschette und Liner | Vom 26.04.2011
Seite 1 von 3




epros®DrainLCR Verfahren N
Installationsprozess TRELLEBORG

3. Endgiiltige Positionierung: ENGINEERED SYSTEMS

epros®DrainLCR-Packer zuriickziehen, bis sich der epros®DrainLCR-Packerkorb in den Stutzen
hinein schiebt und dadurch einrastet.

4. Inversion der Hutkrempe oder des LCR-Liner in die Hausanschlussleitung:

Komprassor /
Stromorzeuger

Den an der epros®DrainLCR—Steuerbox befindlichen Hebel ,Air / Vacuum® wigder a

drehen. Den Fiilldruck mit dem Druckregler auf 0,7 bar einstellen. Erst wird der
epros®DrainLCR- Packer im Hauptrohrbereich mit Druckluft gefiillt und dann erst wird der
Inversionsvorgang ausgelost. Ein Pfeifton zeigt das Ende des Inversionsvorgangs an. Die Pfeife
signalisiert, dass die epros®DrainLCR-Hutmanschette oder der epros®LCR-Liner komplett in die
Hausanschlussleitung inversiert wurde. Wird nun der Hebel ,Pathfinder” fir den
epros®DrainLCR-Hebekorb (im Uhrzeigersinn) auf ,down* gedreht, wird sich der
epros®DrainLCR-Hebekorb senken und die Pfeife verstummt. Der Fiilldruck ist bis zum Ende
des Ausharteprozesses beizubehalten. Sollte die epros®DrainLCR-Steuerbox fiir weitere
Installationen genutzt werden, ist ein Lufttank anzuschlieen und ebenso ist der Fllldruck von
0,7 bar beizubehalten.

Trelleborg Pipe Seals epros®DrainLCR Verfahren | Anlage 16
Duisbur g GmbH Installationsschritte Zur allgemeinen bauaufsichtlichen
Dr. Alfred-Herrhausen-Allee 36 epros®DrainLCR Zulassung Nr. Z-42.3-466
D-47228 Duisburg Hutmanschette und Liner | vom 26.04.2011
Seite 2 von 3




epros®DrainLCR Verfahren W
Installationsprozess TRELI_EBORG

5. Entfernen des epros®DrainLCR-Packers aus dem Rohr: ENGINEERED SYSTEMB

Kompressor /

Stromerzeuger

Ist der Aushérteprozess abgeschlossen, wird der Hebel ,Air / Vacuum® (im Uhrzeigersinn) auf
,Vacuum* gedreht. Wenn der epros®DrainLCR-Packer luftleer ist, kann dieser aus dem Rohr
zurlickgezogen werden.

zu prifen.

Nach Gebrauch ist der epros®DrainLCR-Packer zu reinigen und auf Béschtédigung
/

s Institut

Deutsches .
\ﬁir Bautedmlk‘_[,

23 /

\‘*-\

Trelleborg Pipe Seals epros®DrainLCR Verfahren | Anlage 17

Duisbura GmbH Installationsschritte Zur allgemeinen bauaufsichtlichen
Dr. AIfred-Herrhgausen-AIIee 36 epros®DrainLCR Zulassung Nr. Z-42.3-466
D-47228 Duisburg Hutmanschette und Liner | vom 26.04.2011
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Schachtanbindung
1 Altrohe
2 Preliner (PE- Schutzschlauch) -
3 Impréagnierter Polyster-
Nadelfilzschlauch
4 Quellband
5 Abdichtung mit Mortel
Zwischenschacht
N

K/

TRELLEBORG

ENGINEERED SYSTEMS

Endschacht

Trelleborg Pipe Seals

Duisburg GmbH
Dr. Alfred-Herrhausen-Allee 36
D-47228 Duisburg

epros®DrainLiner Verfahren

Schachtanbindung

Anlage 18
Zur allgemeinen bauaufsichtlichen

Zulassung Nr. Z-42.3-466
vom 26.04.2011




Platz zum Abwickeln
des Schlauchliners

Vakuumanlage

N4

TRELLEBORG

ENGINEERED SYSTEMS

N
"\

Impragnier-
tisch

mit Walz-
anlage

Lager-
flache

sl

: Arbeits-
flache
zum

O dosieren
)

// und
mischen

des
Harzes

. }

=) ‘

fl \ uted [Uh /
) Bﬂ ‘(h /’,

Trelleborg Pipe Seals

Duisburg GmbH
Dr. Alfred-Herrhausen-Allee 36
D-47228 Duisburg

epros®DrainLiner Verfahren

Einbauvorschlag fur
LKW, bzw. Hanger

Anlage 19

Zur allgemeinen bauaufsichtlichen

Zulassung Nr. Z-42.3-466
vom 26.04.2011
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TRELLEBORG

ENGINEERED SYSTEMS

Mengenkalkulation von epros®EPROPOX FC15 & FC30 (A+B)

Mengenkalkulation von Harzen

Gelbe Felder sind Ergebnisse.

Harztyp

Liner

Durchmesser
Wanddicke

Lange

Errechnette Harzmenge

Harzmenge eintragen!! —

Dichte (A)
Dichte (B)
Dichte (A+B)

Mischungsverhalitnis (Gewicht)
Komp. (A) Harz
Komp. (B) Harter

Mischungsverhéltnis (Volumen)
Komp. (A) Harz
Komp. (B) Harter

Menge pro Liter
Komp. (A) Harz
Komp. (B) Harter

Menge in Liter
Komp. (A) Harz
Komp. (B) Harter

Menge in kg
Komp. (A) Harz
Komp. (B) Harter

Fassmengen
Komp. (A) Harz
Komp. (B) Harter

Anzahl an Harzkannen und Harterkanister
Komp. (A) Harz
Komp. (B) Harter

[mm]
[mm]
[m]
23 31|[Liter]
[Liter]

[kg)
[kg]

[Liter]
[Liter]

[Liter]
[Liter]

[Liter]
[Liter]

Unvechnung kg nach Liter

o

Haram enge eintragen!!

[kg/Liter]
[kg/Liter]
[kg/Liter)

Menge je Kanister
13,04 [Liter] (A)
5,16 [Liter] (B)
18,20 [Liter] (total)
15,00 [kg] (A)
4.95 [kg] (B)
19,95 [kg] total

pstitut

:‘\ Deutsches 1 &
QA fidr Bg\ltedln‘k
N

Trelleborg Pipe Seals

Duisburg GmbH
Dr. Alfred-Herrhausen-Allee 36
D-47228 Duisburg

epros®DrainLiner Verfahren

Harzmengenkalkulation
epros®EPROPOX
FC15 & FC30

Anlage 20

Zulassung Nr. Z-42.3-466
vom 26.04.2011

Zur allgemeinen bauaufsichtlichen




Inversions- und Aushartedriicke
epros®DrainLiner (PVC) / epros®DrainLiner (TPU)

N4
TRELLEBORG

ENGINEERED SYSTEMS

Empfohlener / recommended
messer | onddicke | versionsanck | SIS | itaduek | mas Aushareduck | PO apiang
Diameter Wall Inversion Curing Max. Curing | Max. Invets'ion Pressure / Resin | Pinch roller
Thickness Pressure pressure Pressure Max. Curing Pressure Amount gap
bei50°C/ | beigoec; | Mitkaitem w!"""'e' Ll (2XWT +2

atsoee e with cold water or air -

mm mm bar bar bar bar Liter/m mm
100 3 0.6 0,6 0,5 0.9 1.1 8
100 45 0,9 0,9 0.8 14 1,6 1
128 3 04 0,4 04 0,7 1,6 8
125 45 0,7 0,7 0,6 1,1 2,3 1
150 3 0,4 0,4 04 0,6 1,6 8
150 45 0,6 0,6 0.5 0.9 23 11
150 6 08 0,8 0,7 1,2 3.1 14
200 3 03 0,3 0,3 0,5 2,1 8
200 45 0.4 0,4 0,4 0,7 31 11
200 o) 0.6 0,6 0,5 0,9 41 14
225 3 03 0,3 0,2 0,4 2,1 8
225 45 0.4 0,4 0,3 0,6 3,1 11
225 6 0,5 05 04 0.8 41 14
250 3 0,2 0,2 0,2 0,4 2,6 8
250 45 0,4 04 0,3 0,6 i 1
250 6 0.5 0.5 0.4 0.7 52\ 14

psatitut

g
Deutsches .
\"\:ﬁr Bsnled‘mk‘.’

Trelleborg Pipe Seals

Duisburg GmbH
Dr. Alfred-Herrhausen-Allee 36
D-47228 Duisburg

epros®DrainLiner Verfahren
Einbaudricke
epros®DrainLiner PVC / TPU

Anlage 21
Zur allgemeinen bauaufsichtlichen

Zulassung Nr. Z-42.3-466
vom 26.04.2011




Inversions- und Aushartedriicke

epros®DrainLiner (PP) / epros®DrainSteamLiner (PP)

N4

TRELLEBORG

ENGINEERED SYSTEMS

Empfohlener/ recommended
messe | Wonotike | versionstruck | MU | ) teiruck | mx Ausharodruck | P09 g
Diameter Wall Inversion Curing Max. Curing | Max. Invers:ion Pressure / Resin | Pinch roller
Thickness Pressure pressure Pressure Max. Curing Pressure Amount gap
Bei50°C/ | beisoeg/ | Mitkaitem Wf”“’ od.Lukt (2XWT 42

g s with cold water or air -

mm mm bar bar bar bar Liter/m mm
100 3 0,4 0,4 0,7 1,4 1,1 8
100 45 0,6 0,6 1,0 2.1 1,6 "
125 3 0,4 0,4 0,7 1,4 1,4 8
125 45 06 0,6 1,0 21 20 1
150 3 04 04 0,7 1,4 1,6 8
150 45 0,6 0,6 1,0 2.1 23 1
150 6 0,8 0.8 14 2,8 31 14
200 3 03 03 0.5 1.1 21 8
200 45 0,5 0,5 0,8 1,6 31 1
200 6 0,6 0,6 1.0 2,1 4,1 14
225 3 03 03 0.5 1,1 35 8
225 45 0.5 05 038 1,6 4,7 11
225 6 08 0,6 1,0 2.1 7,0 14
250 45 0,4 0,4 0,6 1,2 3,9 1
250 6 05 0,5 08 Lt 14
250 9 0.7 0,7 1,2 25 20

Trelleborg Pipe Seals

Duisburg GmbH
Dr. Alfred-Herrhausen-Allee 36
D-47228 Duisburg

epros®DrainLiner Verfahren
Einbaudricke
epros®DrainLiner (PP) und
epros®DrainSteamLiner (PP)

Anlage 22

Zur allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Nr. Z-42.3-466

vom 26.04.2011




TRELLEBORG

ENGINEERED SYSTEMS

Anwendungshinweise: epros®DrainPlusLiner mit 9 % Untermass
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TRELLEBORG

ENGINEERED SYSTEMS

Anwendungshinweise: epros®DrainPlusLiner mit 18 % Untermass
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Anwendungshinweise

epros®DrainLiner Verfahren
epros®DrainPlusLiner mit

18 % Untermal’
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TRELLEBORG

ENGINEERED SYSTEMS

Baustelleninformation:

Sanierungsfahrzeug:

||Oporateur=

||Bauleitung:_

||Baumal!nahme:

|Kosunstallo:

Auftraggeber:

Ansprechpartner:

Treffpunkt:

Leistungen:

Subunternehmer:

Sonstiges:

Trelleborg Pipe Seals

Duisburg GmbH
Dr. Alfred-Herrhausen-Allee 36
D-47228 Duisburg

epros®DrainLiner Verfahren

Formular
Baustelleninformation

Anlage 26

Zur allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Nr. Z-42.3-466
vom 26.04.2011




Herstellungsp'rotokoll Inliner

H et
Projektdaten

Sanierungsfahrzeug:

N4
RELLEBORG

ENGINEERED SYSTEMS

]

Datum:

Baustelien-Nr.

Bauvorhaben:

Strasse:

PLZ:

Ort:

Auftraggeber:

Sanlerung Nr :
Profilform:

Von Punkt:

DN: mm

Material / Materialverbrauch

Tragemmatenial (bitte ankreuzen)
epros@0rainLiner (PVC)
epros@0rainSteamLiner (PU-XR)
epros@0DrainSteamLiner (PP)
epros@DrainPlusLiner (PUR)

Ident.-Nummer/ Starke:

Bis Punkt:
Liner Lange:
Soll-Wandstarke

Ident.-Nummer/ Starke:

B8

Ident.-Nummer/ Starke:

mm

Ident.-Nummer/ Starke:

SISISSs

mm

Harzsystem Name/Typbezeichnung :

Basisdaten

Fertigungsbedingungen

Angaben zum Harz Soll*

Soll* Ist

Lagertemperatur 15- 35 °C

°C | Impragnierung Vakuum

Mischungsverhalinis
Harz : Harter (kg)

HE: Tab.11

0,5 bar

Walzenabstand

2x.5"+2

Mischungstemperatur | > 10 ®

Temperaturen

Verarbeitungszeit bel
25°C in Minuten

HB: Tab.9

Umgebung (°C)

Harz (°C)

Verbrauch
Komponente A (kg)

Harter (°C)

Verbrauch
Komponente B (kg)

Liner nach

Imprégnierung (°*C)

Summe Verbrauch
Komponenten A+B

Zelten

Start (Uhr) Ende (Uhr)

Mischen

Chargen Nr. Komp. A:

Soll: 3 Minuten

Impréagnierung

Inversion

Chargen Nr. Komp. B:

Wasserbefilien

Baustellenriickstelimuster:

Bemerkungen

Tragermaterial / Baustellen-
Beschrelbung

Harzmischung/ Baustellen-
Beschreibung

Datum

Unterschrift

Trelleborg Pipe Seals

Duisburg GmbH
Dr. Alfred-Herrhausen-Allee 36
D-47228 Duisburg

epros®D

Formular
Einbauprotokoll

rainLiner Verfahren

Anlage 27
Zur allgemeinen bauaufsichtlichen

Zulassung Nr. Z-42.3-466
vom 26.04.2011
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Einbauprotokoll Inliner

Sanierfahrzeug:
Bauvorhaben:

Datum:

Baustellen-Nr.:

Strasse:

Auftraggeber:

Sanierung Nr.:
Profilform:

DN: mm

von Punkt nach Punkt

Eingebaute Wandstérke: mm

Haltungslange: m

Wassersaule:
Geriisthohe + Schacht: Meter
Wasserdruck: bar

Inversion mit Gefélle:E
Inversion gegen Gefélle::

Inversionsverfahren:

Inversionstrommel:

Inversionsdruck:

bar

Aushartedruck:

bar

geschlossenes Ende::
offenes Ende::

Unterschrift : Verantwortlicher (Baufiihrer):

Grundwasser vorhanden? ja : : nein
Preliner inversiert? ja E : nein
Kalibrierschlauch verwendet? ja : : nein
Ausharteverfahren:
Fiir die Warmaushartung bendtigte Wassermenge: m* ,
7N
Aushrtung von Uhr bis Uhr Kontrolle Name: //
Abkiihlung von Uhr bis Uhr Kontrolle Name: [ \
o pstitut
Entnahmeposition: ik
Probeentnahme aus Schacht Nr.: Wandausschnitt 4
Linge Kopfende: m (bei geschlossenem Ende)

Datum:

Trelleborg Pipe Seals

Duisburg GmbH
Dr. Alfred-Herrhausen-Allee 36
D-47228 Duisburg

epros®DrainLiner Verfahren

Formular
Einbauprotokoll

Anlage 28

Zur allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Nr. Z-42.3-466

vom 26.04.2011
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s
Ausharteprotokoll Inliner

Datum:
Bauvorhaben:
Auftraggeber:
Haltung: Anlagenbediener:
Anlage: 1. Messung um Uhr
Zuordnung der MeRpunkte

a - Lufttemperatur °C

b1 - Heizung Vorlauf °C

b2 - Dampf/Luft Gemisch 5%

c - Aushértedruck bar

Uhr °C |Position| Bemerkung

1 - Zeit / Temp. / Messpunkt:

2 - Zeit / Temp. / Messpunkt:

3 - Zeit / Temp. / Messpunkit:

4 - Zeit / Temp. / Messpunkt:

5 - Zeit / Temp. / Messpunkt:

6 - |Zeit/ Temp. / Messpunkt:

7 - Zeit / Temp. / Messpunkt:

8 - Zeit / Temp. / Messpunkt:

9 - Zeit / Temp. / Messpunkt:

10 - |Zeit/ Temp. / Messpunkt:

11 - Zeit / Temp. / Messpunkt:

12 - |Zeit/ Temp. / Messpunkt:

13 - Zeit / Temp. / Messpunkt:

14 - Zeit / Temp. / Messpunkt:

15 - Zeit / Temp. / Messpunkt:

16 - Zeit / Temp. / Messpunkt:

17 - |Zeit/ Temp. / Messpunkt:

18 - Zeit/ Temp. / Messpunkt:

19 - |Zeit/ Temp. / Messpunkt:

20 - Zeit / Temp. / Messpunkt:

Trelleborg Pipe Seals | epros®DrainLiner Verfahren

Duisburg GmbH

Dr. Alfred-Herrhausen-Allee 36 Ff)rmular
D-47228 Duisburg Ausharteprotokoll

Anlage 29

Zur allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Nr. Z-42.3-466

vom 26.04.2011
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PROTOKOLL ZUR DICHTHEITSPRUFUNG DER ABWASSERLEITUNGEN
in Anlehnung an DIN EN 1610

1. Angaben zum Bauvorhaben:

|Bauvorhaben:

Anschrift: [Pzion: |

Auftraggeber:

Anschrift: [pzion: |
|Sanierungsfirma:

Anschrift:
|Herstellertyp: OSchlauchliner O Kurzliner |Produktbezeichnung:
|Dichtheitsprafung:

Anschrift: PLZ/Ort:

2. Angaben zum Abwasserkanal / -leitung:

Abwasserart: O Schmutzwasser O Regenwasser O Mischwasser
|Rohrgeometrie: O Kreisprofil O Eiprofil
ILinen'naterlaI: INennweite: Sanierungsdatum: ]
IHaItungsnummer:

IHaItungsIange:

von Schacht: bis Schacht:

3. Dichtheitspriffung mit Luft:

[Prufmethode: OLA oLB oLC oLD
|Profdruck Po: mbar Beruhigungszeit: mbar
zul. Druckabfall Ap: mbar Prafdauer: mbar
|Pruck zu Beginn: mbar

IDruck am Ende: mbar Druckabfall: mbar

4. Dichtheitspriiffung mit Wasser:

O nur Rohrleitungen O Schachte und Inspektionsoffnungen O Rohrleitung mit Schacht
IPrafdauer: 30 min
|Hohe der Wassersaule uber Rohrscheitel zu Beginn der Prafung: kPa (= mWS - 10)

Wasserzugabe: |

Wasserzugabe / Haltungslange: I/m?
Zulassige Wasserzugabe pro m? benetzter Umfang gem. nach DIN EN 1610: 015 Um?
|Rechnerische zul. Gesamt-Wasserzugabe bezogen auf die Prifstrecke: |
|latsachliche Wasserzugabe:

5. Ergebniss

Prafung bestanden: | Oja Onein

Bemerkungen:

Ort / Datum: Unterschrift:

Trelleborg Pipe Seals epros - DrainLiner Verfahren | Anlage 30

Duisburg GmbH
Dr. Alfred-Herrhausen-Allee 36
D-47228 Duisburg

Formular
Dichtheitsprifung

Zur allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Nr. Z-42.3-466
vom 26.04.2011
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PROBEBEGLEITSCHEIN ZUR MATERIALPRUFUNG VON SCHLAUCHLINERN

Biege-E-MoGulgy Ey [N/mm:

[0 ersterOFuNGe [[] WIEDERHOLUNGSPRUFUNG zu Priifbericht Nr.: [ |
1. Angaben zur Probeentnahme:
[entnommen durch: [Prafinstitut
|Datum: / Unrzeit |Adresse:
2. Probenidentifikation:
Bauvorhaben: ~ [Material-D:
Bauherr: Probenbezeichnung:
|Kostenstelle: Haltungsbezeichnung:
JAusfahrende Firma: |Nennweite:
|Hersteller Schlauchliner: Einbaudatum:
Trager-Material: IAltrohrzustand: ol ol o
Harz-Material: Entnahmestelle: O Hasltung O Endschaschi] O ZW-Schachl|
IRohgeomeﬁe: oKmisEoﬁII OEiprofil__|Entnahmeposition: O Schaitel O Kampfer O Sohle |

3. Geforderte Kurzzeit-Eigenschaften gemiss statischen Nachweis:

Umfangs-E-Modul Ey [N/mm-]:

Bi nnun

Wanddicke d [mm]:

N/mm?):

Anfangs-Ringsteifigkeit Sy [N/m”]:

max. Kriechneigung Kuas [%]:

4. Prifergebnisse:

Abminderungsfaktor A, :

B"r"EmJ'.!L Blegespannung nach DIN EN ISO 178

Dichte 8 [glom’:

24 h Krlechnelgu

In Anlehnung an DIN EN ISO 8988-%

Priifdatum Nim | o [Nfmm*] h [mm)] Priifdatum K [%]
Prifrichtung:| O axial O radial
Umfangs-E-Modul, Anfangs-Ringstelfigkeit nach DIN EN 1228 24 h Krlechnelgung In Anlehnung an DIN EN 761
(| Prifdatum | Ey, [m:nﬁ [ Sovim? | himm] Prifdatum | Kn[4]
| ] ]
Wasserdichthelt nach DIN EN 1610 __
Priffdatum Priifzelt Prilfdruck [bar] Prilfergebnis
30 Minuten O_dicht | © undicht
Kalzinlerungsverfahren nach DIN EN 1SO 1172 — —
O i Priifdatum _|[Harzantell [%]_ Ruckstand gesamt [%] Glasantell [%)] Zuschlagstoft ['4]
| |
Spektralanalyse In Anlehn MSTM D 6576 (FT-IR - Dichte nach DIN EN ISO 1181-1 oder -2
ﬁ I%ﬂm EP-Harz UP-Harz VE-Harz | sonst. Harz Prilfdatum | 5 [glem
l
Thermische Analyse nach DIN EN ISO 11357-1 / DSC-Analyse DIN 53765 VerfahrenA =
Prilfdatum Glasiibergangstemperatur [°C] Enthalpie [Jig]
Tu AT,
To G O exotherm | ©_endotherm
Reststyrolgehalt nach DIN 53384-2 (GC
| Prifdatum | Einwaage |ReststyrolgeReststyrolge- Einwaage bezogen auf
[mg] halt [m, halt [%]
O_Gesamteinwaage [ O Reinharz
5. Bewertung der Ergebnisse:
Anforderungen| erfilllt | nicht erfllit
Biege-E-Modul E; [c] [¢]
Biegespannung om s) o]
Wanddicke d e} [e)
Wasserdichtheit o] [¢]

6. Bemerkungen:

7. Unterschrift Priifer / Labor:

Trelleborg Pipe Seals

Duisburg GmbH
Dr. Alfred-Herrhausen-Allee 36
D-47228 Duisburg

epros®DrainLiner Verfahren

Formular
Probenbegleitschein

Anlage 31

Zur allgemeinen bauaufsichtlichen
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