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| ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN
1 Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit

des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

2 Sofern in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Anforderungen an die besondere
Sachkunde und Erfahrung der mit der Herstellung von Bauprodukten und Bauarten
betrauten Personen nach den §17 Abs.5 Musterbauordnung entsprechenden
Landerregelungen gestellt werden, ist zu beachten, dass diese Sachkunde und Erfahrung
auch durch gleichwertige Nachweise anderer Mitgliedstaaten der Europaischen Union belegt
werden kann. Dies gilt ggf. auch fiir im Rahmen des Abkommens (ber den Europdischen
Wirtschaftsraum (EWR) oder anderer bilateraler Abkommen vorgelegte gleichwertige
Nachweise.

3 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die fir die Durchfiihrung von
Bauvorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und
Bescheinigungen.

4 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter,
insbesondere privater Schutzrechte, erteilt.

B Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter
gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", dem Verwender bzw. Anwender
des Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur
Verfligung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauaufsichtliche
Zulassung an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten
Behorden Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfligung zu stellen.

6 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollstandig vervielfaltigt werden. Eine
auszugsweise Veroffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts flr
Bautechnik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dirfen der allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung nicht widersprechen. Ubersetzungen der allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung mussen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fir Bautechnik
nicht gepriifte Ubersetzung der deutschen Originalfassung” enthalten.

Fi Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung kénnen nachtraglich e ganzt und gedndert
werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dles eﬁdrﬁern :
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ll BESONDERE BESTIMMUNGEN
1 Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

(1) Das Abdichtungssystem "BKU-II-System" besteht aus mit Verankerungselementen
(Ankerleisten) versehenen Kunststoffplatten, die {ber Ankerleisten im Beton mechanisch
verankert werden. Die "BKU-II-Platten" werden im Extrusionsverfahren aus Polyethylen-
granulat "Finathene 3802 B" hergestellt und kénnen zur Abdichtung von Auffangwannen und
Auffangraumen innerhalb von Gebduden und im Freien bei der Lagerung von Flissigkeiten
geman Anlage 1 verwendet werden.

(2) Die "BKU-II-Platte" wird in einer Plattendicke von 5,0 mm in einer Standardbreite von
5,00 m hergestellt. Die Sichtseite der Platten wird in glatter Oberflache ausgefihrt.

(3) Bei der Lagerung von hochentziindlichen, leichtentziindlichen und entziindlichen Flissig-
keiten gemaB der Gefahrstoffverordnung (GefStoffV) diirfen die Platten nur verwendet
werden, wenn die Vorschriften zur Vermeidung von Zindgefahren bei Errichtung und Betrieb
der Lageranlage eingehalten sind (s. TRBS 2153" "Vermeidung von Zindgefahren infolge
elektrostatischer Aufladungen”).

(4) Durch diese allgemeine bauaufsichtliche Zulassung entféllt fir den Zulassungsgegen-
stand die wasserrechtliche Eignungsfeststellung nach § 63 des Wasserhaushaltsgesetzes
(WHG) vom 31. Juli 2009 (BGBI. | S. 2585).

(5) Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Prif- und Genehmi-
gungsvorbehalte anderer Rechtsbereiche (z.B. Betriebssicherheitsverordnung) erteilt.

2 Bestimmungen fiir das Abdichtungssystem

2.1 Eigenschaften und Zusammensetzung
(1) Die Platten haben folgende Eigenschaften. Sie

— sind undurchlassig und chemisch bestandig gegen die in Anlage 1 aufgeflihrten Flis-
sigkeiten,

— sind alterungs- und witterungsbestandig,
— sind mikroorganismenbestandig und

— erflllen hinsichtlich der Feuerausbreitung die Anforderungen der Baustoffklasse B 2 nach
DIN 4102-12,

(2) Die Eigenschaften nach Abschnitt 2.1(1) wurden nach den Zulassungsgrundsétzen flr
Dichtungsbahnen in LAU-Anlagen® - Juni 2009 - nachgewiesen.

(3) Die mechanisch-physikalischen Eigenschaften der Platten einschlieBlich der zugehérigen
Nachweisverfahren sind in Anlage 2 angegeben.

(4) Die mechanisch im Beton zu verankernden Platten werden montiert bzw. verlegt, an-
schlieBend einbetoniert und nach dem Entschalen mittels Warmgas-Extrusionsschwei3en
geman DVS 2227-1* zu einer Auffangraumabdichtung gefiigt.

! Technische Regeln fiir Betriebssicherheit (TRBS), TRBS 2153 "Vermeidung von Zindgefahren mfolge e.},eJQmw
statischer Aufladungen” vom 09.04.2009
DIN 4102-1 (Fassung Mai 1998): Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Teil 1: Bauqtdffe, Begr_;ﬁﬁ),
Anforderungen und Prifungen e
Zulassungsgrundsatze fur Dichtungsbahnen in LAU-Anlagen - Fassung Juni 2009 -

DVS 2227-1 (Fassung August 2004): Schwei3en von Halbzeugen aus Polyethylen hoher chhtq[(PE HD) fDr’
Abdichtung von Betonbauwerken im Bereich des Grundwasserschutzes und zum Korrosmnsschut{\ Deuvtsches Institut ﬂ
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22 Herstellung, Verpackung, Transport, Lagerung und Kennzeichnung

221 Herstellung
(1) Die Herstellung der Platten darf nur in dem von der Firma "BKU Beton-Korrosionsschutz
GmbH" dem DIBt benannten Herstellwerk Nr.1 aus der Formmasse "Finathene 3802 B"
durch Extrusion mit unmittelbar anschlieBender Formgebung der Ankerleisten im
KalanderprozeR erfolgen. Die Konfektionierung der Platten darf nur im Werk der Firma "BKU
Beton-Korrosionsschutz GmbH" in 68623 Lampertheim erfolgen.
(2) Angaben zum Herstellverfahren sind beim DIBt hinterlegt.
(3) Die Vorkonfektionierung der Platten im Werk erfolgt durch HeizelementstumpfschweiBen
gemaB DVS-Richtlinie 2207-1°. Fir die SchweiBarbeiten darf nur Personal emgesetzt
werden, welches (iber eine giiltige Priifbescheinigung gemaB DVS-Richtlinie 2212-15, Unter-
gruppe I-6 verflgt.

222 Verpackung, Transport und Lagerung
Verpackung, Transport und Lagerung der Platten muss so erfolgen, dass die Gebrauchs-
tauglichkeit nicht beeintrachtigt wird. Die Platten sind nach den Angaben des Antragstellers
zu transportieren und zu lagern (s. Abschnitt 4(2)). Gegen direkte Sonneneinstrahlung sind
die Platten zu schitzen.

223 Kennzeichnung

Z61642.10

(1) Der Lieferschein fiir die Platten muss vom Antragsteller mit dem Ubereinstimmungs-
zeichen (U-Zeichen) nach den Uberemsﬂmmungszemhen Verordnungen der Lander
gekennzeichnet werden. Die Kennzeichnung mit dem U-Zeichen darf nur erfolgen, wenn die
Voraussetzungen nach Abschnitt 2.3.2 erfullt sind.

(2) Die Zulassungsnummer ist leicht erkennbar und dauerhaft mit dem Namen des Antrag-
stellers und dem Herstelldatum auf den Verpackungen (Beipackzettel) und auf den Platten
(mindestens alle 5 Ifd. m) anzugeben.

(3) Der Antragsteller muss den Verarbeiter (Betrieb nach Abschnitt 4(1)) verpflichten, jede
Auffangwanne bzw. jeden Auffangraum dauerhaft mit folgenden Angaben zu kennzeichnen
(es sollen dabei mitgelieferte Schilder verwendet werden):

Zur Abdichtung dieser Auffangwanne wurde verwendet

Abdichtungssystem: "BKU-II-System"
Zulassungsnummer: Z-59.21-230
Hersteller: BKU Beton-Korrosionsschutz GmbH

RosenaustraBe 10
68623 Lampertheim
ausgefihrt am:
ausgefihrt von: (ausfihrende Firma s. Abschnitt 4(1))

Zur Schadensbeseitigung nur die in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung
genannten Materialien entsprechend den Angaben des Herstellers verwenden!
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2.3 Ubereinstimmungsnachweis
2.3.1 Allgemeines

(1) Die Bestatigung der Ubereinstimmung der Platten mit den Bestimmungen dieser allge-
meinen bauaufsichtlichen Zulassung muss mit einem Ubereinstimmungszertifikat (UZ) erfol-
gen.
(2) Die Bestatigung der Ubereinstimmung der Bauart (Auffangraumabdichtung) mit den
Bestimmungen dieser allgemelnen bauaufsichtlichen Zulassung muss vom ausfiihrenden
Betrieb gem. Abschnitt 4(1) mit einer Ubereinstimmungserklarung (UH) erfolgen.

23.2 Ubereinstimmungsnachweis fiir das Bauprodukt

2.3.2.1 Allgemeines
(1) Die Bestatigung der Ubereinstimmung der Platten mit den Bestimmungen dieser allge-
meinen bauaufsichtlichen Zulassung muss fir das in Abschnitt 2.2.1(1) angegebene Her-
stellwerk mit einem Ubereinstimmungszertifikat auf der Grundlage einer werkseigenen Pro-
duktionskontrolle und einer regelmaBigen Fremdiberwachung einschlieBlich einer Erstpri-
fung der Platten nach MaBgabe der folgenden Bestimmungen erfolgen.
(2) Fur die Erteilung des Ubereinstimmungszertifikats und die Fremdiberwachung ein-
schlieBlich der dabei durchzufiihrenden Produktpriifungen hat der Hersteller der Platten eine
hierflir anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierfir anerkannte Uberwachungsstelle
einzuschalten.
(3) Dem Deutschen Institut flir Bautechnik ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des
von ihr erteilten Ubereinstimmungszertifikats sowie eine Kopie des Erstprifberichts (geman
Abschnitt 2.3.2.3(3)) zur Kenntnis zu geben.

2.3.2.2 Werkseigene Produktionskontrolle

(1) In dem in Abschnitt 2.2.1(1) angegebenen Herstellwerk ist eine werkseigene Produk-
tionskontrolle einzurichten und durchzufihren.

(2) Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzunehmende
kontinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicherstellt, dass die
von ihm hergestellten Platten den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung entsprechen.

(3) Die werkseigene Produktionskontrolle soll mindestens die in Anlage 3 aufgefiihrten Mal3-
nahmen einschlieBen. Bei Vorkonfektion der Platten ist zusatzlich die Qualitat der Figenahte
(Abmessungen, KurzzeitschweiBfaktor, Dichtigkeit) zu protokollieren und durch ein Abnah-
mepriifzeugnis 3.1 nach DIN EN 10204 nachzuweisen.

(4) Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und auszu-
werten. Die Aufzeichnungen missen mindestens folgende Angaben enthalten:

"BKU-II-Platten"

— Zuordnung der hergesteliten Platte zu der Charge der verwendeten Formmasse
— Art der Kontrolle oder Prifung

— Datum der Herstellung und der Priifung der Platten

— Ergebnis der Kontrollen und Priifungen und Vergleich mit den Anforderungen geman An-
lage 2und 3

— Qualitat der Fligenahte vorkonfektionierter Platten geman Abnahmeprufzeugmsfﬂ"naqh
DIN EN 10204 —_—

— Unterschrift des fir die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlich

DIN EN 10204 (Fassung Januar 2005): Metallische Erzeugnisse; Arten von Prufbeschelnlgungenk 10 ___‘,;_/'

761642.10 1.69.21-24/10
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(5) Die Aufzeichnungen sind mindestens flinf Jahre aufzubewahren und der fir die Fremd-
tiberwachung eingeschalteten Uberwachungsstelle vorzulegen. Sie sind dem Deutschen
Institut fiir Bautechnik und der zustandigen obersten Bauaufsichtsbehérde auf Verlangen
vorzulegen.

(6) Bei ungeniigendem Priifergebnis sind vom Hersteller unverziglich die erforderlichen
MaBnahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Bauprodukte, die den Anforderungen
nicht entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit Gbereinstimmenden
ausgeschlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch méglich und
zum Nachweis der Mangelbeseitigung erforderlich - die betreffende Priifung unverziiglich zu
wiederholen.

Fremdiberwachung

(1) In dem in Abschnitt 2.2.1(1) angegebenen Herstellwerk ist die werkseigene Produktions-
kontrolle durch eine Fremdiiberwachung regelméaBig zu Gberpriifen.

(2) Die Fremdiiberwachung der Herstellung der Platten ist gemaB Anlage 3 durchzuflhren.
Die Identitat ist dabei im Vergleich der Angaben der Anlage 2 "Uberwachungswerte" mit den
im Rahmen der Fremdlberwachung ermittelten Werten

a. zur Formmasse (Dichte und Schmelze-MasseflieBrate) sowie

b. zum Formstoff (Dichte, Schmelze-MasseflieBrate und Verhalten bei Zugbeanspruchung
(oy und gy))

festzustellen.

(8) Im Rahmen der FremdUberwachung ist eine Erstprifung der Platten mit folgendem Priif-

umfang durchzufiihren:

— Identitat der Materialien (siehe Abschnitt 2.3.2.3(2))

- Beschaffenheit

— Dicke

— Verhalten nach Erwarmung (MaBanderung)

— MaBhaltigkeit der Ankerelemente

(4) Die Probenahme und Priifungen obliegen jeweils der anerkannten Uberwachungsstelle.
Wenn die der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zugrunde liegenden Priifungen an
amtlich entnommenen Proben aus der laufenden Produktion durchgefiihrt wurden, ersetzen
diese Prifungen die Erstprifung.

(5) Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremdiberwachung sind mindestens finf Jahre
aufzubewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Uberwachungsstelle dem
Deutschen Institut fiir Bautechnik und der zusténdigen obersten Bauaufsichtsbehérde auf
Verlangen vorzulegen.

Ubereinstimmungsnachweis fiir die Bauart

(1) Die Bestatigung der Ubereinstimmung der am Einbauort zusammengefiigten Auffang-
raumabdichtung (Bauart) mit den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung muss vom ausfiihrenden Betrieb gem. Abschnitt 4(1) mit einer Ubereinstim-
mungserklarung (UH) auf Grundlage der Bestimmungen fir die Ausflihrungen nach Ab-
schnitt 4 erfolgen (s. Anlage 4).

(2) Die Aufzeichnungen ber die ordnungsgemaBe Fertigung sind dem Deutschen Institut fir
Bautechnik und der zustandigen obersten Bauaufsichtsbehdrde auf Verlangen vorzulegen.

(3) Die Ubereinstimmungserklarung ist dem Betreiber der Lageranlage zusammen mit einer
Kopie der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung sowie einer Kopie de:;/jpjm

urichtlini
- \\ \e
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3 Bestimmungen fiir Entwurf und Bemessung

(1) Der Untergrund ist auf der Grundlage der DIN EN 14879-1% in Verbindung mit
DIN EN 14879-5°, Abs. 7.2 herzustellen.

(2) Wenn aufstauendes Sickerwasser oder driickendes Wasser von der Riickseite in das
Bauwerk eindringen kénnen, ist dieses gemaB DIN 18195-6" abzudichten.

4 Bestimmungen fiir die Ausfiihrung

(1) Die Platten dirfen nur von solchen Betrieben verarbeitet werden, die vom Antragsteller
entsprechend unterwiesen sind und fir diese Téatigkeiten Fachbetriebe im Sinne von § 3 der
Verordnung Uber Anlagen zum Umgang mit wassergefdhrdenden Stoffen vom
31. Marz 2010 (BGBI. | S. 377) sind, es sei denn, die Tatigkeiten sind nach fir den Anlagen-
standort geltenden Vorschriften von der Fachbetriebspflicht ausgenommen.

(2) Fiir den ordnungsgeméaBen Einbau der Platten hat der Antragsteller eine Einbaurichtlinie
zu erstellen, in der zusatzlich zu den Bestimmungen dieses Bescheids, insbesondere zu den
folgenden Punkten detaillierte Beschreibungen enthalten sein missen:

— Lagerung, Transport und Verpackung
— Baugrundvorbereitung und -beschaffenheit

- erforderliche Arbeitsgénge zur Abdichtung von Auffangraumen (z.B. bei Abdichtung von
Teilflachen)

- Angaben Uber die Art der Befestigung der Platten an der Schalung
- Angaben Uber Qualitat des Bodenestrichs oder Vergussmdrtels

— Art der Flgung von Platten einschlieBlich Vorbereitung, Behandlung und Sc
Flagezonen

— Prifung der Fugenéhte /i
— Nachbessern von Hohlstellen

— Schutzabdeckung der Bahn

— Nacharbeiten und Ausbesserungen an der Abdichtung

(3) Der Einbau der Platten kann entweder gleichzeitig mit der Herstellung des Beté’hbhmm»’
werkes als verlorene Schalung oder nachtraglich unter Verwendung eines Mortels bzw.
Estrichs erfolgen. Der Einbau hat gemas DIN EN 14879-5°, Abs. 7.2.3 zu erfolgen.

(4) Fur die Durchfihrung der Flgearbeiten sind die Richtlinien des Deutschen Verbandes fir
SchweiBen und verwandte Verfahren e.V. (DVS-Richtlinien) anzuwenden. Das SchweiBen
der Platten auf der Baustelle erfolgt nach der DVS-Richtlinie 2227-1* mittels Warmgas-Extru-
sionschweiBen. Fiir die SchweiBarbeiten darf nur Personal eingesetzt werden, welches Uber
eine giiltige Prifbescheinigung gemaB DVS-Richtlinie 2212-1°, Untergruppe I1-1 verfiigt. Die
SchweiBnahte sind gemaB DVS-Richtlinie 2227-1* zu priifen und zu protokollieren. Es darf
nur SchweiBzusatz aus dem identischen Material wie die Platten verwendet werden.

(5) Konstruktionsdetails miissen den Anlagen 5 bis 9 entsprechen.

(6) An der Auffangwanne bzw. dem Auffangraum ist ein Schild nach Abschnitt 2.2.3(3) anzu-
bringen.

DIN EN 14879-1 (Fassung Dezember 2005): Beschichtungen und Auskleidungen aus organischen Werkstoffen zum
Schutz von industriellen Anlagen gegen Korrosion durch aggressive Medien — Teil 1: Terminologie, Konstruktion
und Vorbereitung des Untergrundes

DIN EN 14879-5 (Fassung Oktober 2007): Beschichtungen und Auskleidungen aus organischen Werkstoffen zum
Schutz von industriellen Anlagen gegen Korrosion durch aggressive Medien — Teil 5: Auskleidungen fiir Bauteile
aus Beton

DIN 18195-6 (Fassung August 2000): Bauwerksabdichtungen — Teil 6: Abdichtungen gegen von auBen driickendes
Wasser und aufstauendes Sickerwasser; Bemessung und Ausfiihrung

Z61642.10 1.69.21-24/10
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5.1

5.2
5.2.1

522

261642.10

Bestimmungen fiir Nutzung, Unterhalt und Wartung

Allgemeines

(1) Auf die Notwendigkeit der standigen Uberwachung der Dichtheit bzw. Funktionsfahigkeit
der Abdichtung gemaB § 1 Abs. 2 der Verordnung Uber Anlagen zum Umgang mit wasser-
gefahrdenden Stoffen vom 31. Marz 2010 (BGBI. | S. 377) durch den Betreiber wird verwie-
sen. Hierfir gelten die unter Abschnitt 5.2 aufgefihrten Kriterien.

(2) Der Betreiber einer Lageranlage ist verpflichtet, mit dem Instandhalten, Instandsetzen
und Reinigen der Abdichtung nur solche Betriebe zu beauftragen, die fir diese Tatigkeiten
Fachbetriebe im Sinne von § 3 der Verordnung Uber Anlagen zum Umgang mit wasserge-
fahrdenden Stoffen vom 31. Marz 2010 (BGBI. | S. 377) sind und die vom Hersteller hierftr
unterwiesen sind, es sei denn, die Tatigkeiten sind nach fir den Anlagenstandort geltenden
Vorschriften von der Fachbetriebspflicht ausgenommen.

(3) Der Betreiber einer Lageranlage hat je nach fiir den Anlagenstandort geltenden
Vorschriften (Anlagenverordnungen) Priifungen durch Sachverstandige nach Wasserrecht
(Inbetriebnahmepriifung, wiederkehrende Priifung) zu veranlassen. Fir die Durchfilhrung
der Prifungen gelten die Abschnitte 5.2.1 und 5.2.2. Die Vorschriften der Betriebs-
sicherheitsverordnung (BetrSichV) bleiben hiervon unberihrt.

(4) Ausgelaufene wassergefahrdende Flissigkeiten mussen so schnell wie mdéglich,
spatestens innerhalb der in Anlage 1 ausgewiesenen zuldssigen Beanspruchungsdauer
erkannt und von der Dichtflache entfernt werden.

Priifungen
Priifungen vor Inbetriebnahme und nach wesentlichen Anderungen

(1) Die Prifung vor Aufstellen des Behélters bzw. vor Inbetriebnahme ist in Anwesenheit
eines sachkundigen Vertreters des Betriebes nach Abschnitt 4(1) und des Anlagenbetreibers
durchzufiihren.

(2) Die Dicke der zu verlegenden Platten sollte vom Sachverstandigen vor Beginn der
Montage- bzw. Verlegungsarbeiten stichprobenartig Uberprift werden. Sofern sich durch-
gédngig eine Dicke ergibt, die die Anforderungen der Anlage 2 - Uberwachungswerte - nicht
erfullt, ist die jeweilige Platte zu verwerfen und durch eine neue, den Anforderungen ent-
sprechende zu ersetzen.

(3) Der Sachverstandige tiberpriift die plangerechte Ausfilhrung der Abdichtung auf Uber-
einstimmung mit den Anforderungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung und die
Einhaltung behérdlicher Auflagen und Bedingungen. Er kontrolliert die erforderlichen Nach-
weise und die Aufzeichnungen tber Art, Umfang und Ergebnis der Priifungen geman der
Bauausfihrung.

(4) Soweit Teilprifungen einzelner Verlegeabschnitte wahrend der Bauausfilhrung durch
den Sachversténdigen nicht vorgesehen oder moglich waren, Uberprift er stichprobenweise
die Abdichtung durch Augenschein auf offensichtliche Mangel und Beschadigungen, fehler-
freie Ausfihrung der Flugestellen, Sicherung der Rander, Abdeckung sowie ihre Anschliisse
an andere Bauteile des Auffangraumes.

Wiederkehrende Priifungen

(1) Die Abdichtung ist wiederkehrend darauf zu prifen, ob die Voraussetzung fir ihre Ver-
wendung noch gegeben ist.

(2) Die Abdichtung ist durch Augenschein stichprobenweise auf ihren Zustand zu kontrollie-
ren. Die Ausfihrungen der Abschnitte 5.2.1(3) und 5.2.1(4) gelten sinngemaB. ===

¥,
—~Jn,

(3) Werden bei wiederkehrenden Priifungen Beschadigungen der Abdicht festges’tell‘t\?’c.\\
& 408 h
N \

sind entsprechende MaBnahmen zur Abhilfe zu treffen.
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5.3 Ausbesserungsarbeiten, Reinigungsarbeiten

(1) Werden bei den Prifungen gemaB Abschnitt 5.2 Mangel an dem Abdichtungssystem
festgestellt, so sind diese unverziglich zu beheben. Mit der Schadensbeseitigung ist ein
Betrieb nach Abschnitt 5.1(2) zu beauftragen, der nur die in diesem Bescheid genannten
Materialien entsprechend der Einbaurichtlinie des Antragstellers verwenden darf.

(2) Beschadigte Flachen sind mit Zuschnitten aus den entsprechenden Platten abzudecken.
Die Zuschnitte sind im gesamten Nahtbereich fachgerecht zu fligen. Fehlistellen an
SchweiBnahten sind fachgerecht zu sanieren. Die sanierten Flachen sind gemaB Ab-
schnitt 4(4) zu prifen.

(3) Sofern die Gesamtflache der auszubessernden Fehlstellen 30 % uberschreitet, entschei-
det der Sachverstandige, ob eine Ausbesserung noch zuldssig ist. Bei Nacharbeiten in
groBerem Umfang ist die wiederkehrende Prifung durch den Sachversténdigen zu wieder-
holen.

5.4 Priifbescheinigung

Uber die Ergebnisse der Prifungen und Materialuntersuchungen ist im Rahmen der nach
Arbeitsschutz- bzw. Wasserrecht zu erstellenden Bescheinigungen eine Aussage zu treffen,
die der zustéandigen Behérde und dem Betreiber unverziiglich vorzulegen ist.

Dr. Angela Pawel
Referatsleiterin

\ Deutsches [netitat
\ *1-
R, fiir RBautechnik /
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Liste der Flussigkeiten, gegen die das Abdichtungssystem "BKU II-System" fiir die Beanspruchungsstufe
"hoch" (entsprechend der zulassigen Beanspruchungsdauer von 3 Monaten) gemaB TRwS "Ausfiihrung
von Dichtflachen""" undurchlassig und chemisch besténdig ist:

Medienliste 59-21 des DIBt - Stand Juli 2005 —

H Technische Regeln wassergefahrdende Stoffe (TRwS), Ausfiihrung von Dichtflachen; Arbeitsblatt DWA-A 786,

Oktober 2005
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:Ld- Bestatigung der ausfiihrenden Firma
r.
T. PTOBKE coovcssssesseasmnmsnssessssonsenassnsensmrsssnennsssssnssissssstissssssm st s
2. LAQOIQURE....ccoriirrrriniasessscssssnsnssesssammmnnansssnmsssasssussesssssestanesssasasssssasasssssnnnansannnnaddSOORimn . L.
3. Abdichtung mit ......cocecvieiiiiiiienie s cerreerrneseeeres eenneens (Handelsname/Type/Dicke)
4. Zulassung: Z-59.21-£ VOM ....covveveeririsnnrerresssnnsnnrrsnneeeens
5.a Herstellerder Platten: = = ettt e e e SR
5.b Verarbeiter der Platten: @ = USSR ... REEE A e ianee
5.0 Bauzail: ... SRRuRmRRENEI, | isessivsesaie Teiaty
Bestatigung
6. Das Fachpersonal der ausfihrenden Firma wurde vom Hersteller
der Tafeln Giber den sachgerechten Einbau unterrichtet
7. Beurteilung vor Herstellung der Abdichtung
a) Untergrundbeschaffenheit gem. DIN EN 14879-1 bzw.
Hinweise der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist
gegeben
8. Kontrolle des Einbaus
a) Prifbescheinigungen'® der SchweiBer
gem. DVS-Richtlinie 2212 liegen vor
b)  SchweiBprotokolle' liegen vor - Werkstatt
- Baustelle
c) gof.: Schutzabdeckung gem. allgemeiner bauaufsichtlicher
Zulassung wurde aufgebracht
d) ggf.: MaBnahmen zur Vermeidung von Ziindgefahren
wurden umgesetzt'®
Bemerkungen:
Datum:
Y
------------------- . . .M.....M(\i.-u-u.
o N
8 Die Prifbescheinigungen und die SchweiBprotokolle sind der Bestatigung beizuﬂ]geq;‘/ g N\
e Die Beschreibung der MaBnahmen ist der Bestatigung beizufiigen. 5/ Fa \\
il Y \
"BKU II-System" zur Abdichtung von Auffangwannen und Auffangrdumen in Anlag ‘eﬁ%{jrdm, Institys !?

Lagerung wassergefahrdender Fliissigkeiten W\ fiir Bayde.

Bestatigung der ausfihrenden Firma
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