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I ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN
1 Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit

des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

2 Sofern in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Anforderungen an die besondere
Sachkunde und Erfahrung der mit der Herstellung von Bauprodukten und Bauarten
betrauten Personen nach den §17 Abs.5 Musterbauordnung entsprechenden
Landerregelungen gestellt werden, ist zu beachten, dass diese Sachkunde und Erfahrung
auch durch gleichwertige Nachweise anderer Mitgliedstaaten der Europaischen Union belegt
werden kann. Dies gilt ggf. auch fir im Rahmen des Abkommens (ber den Europaischen
Wirtschaftsraum (EWR) oder anderer bilateraler Abkommen vorgelegte gleichwertige
Nachweise.

3 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die fir die Durchfihrung von
Bauvorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und
Bescheinigungen.

4 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter,
insbesondere privater Schutzrechte, erteilt.

5 Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter
gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", dem Verwender bzw. Anwender
des Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur
Verfugung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauaufsichtliche
Zulassung an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten
Behdrden Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfliigung zu stellen.

6 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollstandig vervielfaltigt werden. Eine
auszugsweise Verodffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fir
Bautechnik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dlrfen der allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung nicht widersprechen. Ubersetzungen der allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung missen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fir Bautechnik
nicht gepriifte Ubersetzung der deutschen Originalfassung" enthalten.

7 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen der

allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung kénnen nachtraglich ergénzt und geéandert
werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.

Z48757.12 1.21.8-41/12



Deutsches

Institut
fiir
Bautechnik
Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Nr. Z-21.8-1793 Seite 3 von 9 | 25. Juni 2012

| BESONDERE BESTIMMUNGEN
1 Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

11 Zulassungsgegenstand

Das PHILIPP - Power Rail System besteht aus der PHILIPP - Verbindungsschiene und dem
PHILIPP - Vergussmortel (PH-VG) oder dem  PHILIPP - Thixo Mértel (PH-TH).  Die
Verbindungsschiene besteht aus einem Verwahrkasten aus profiliertem verzinktem Blech, in
dem im Abstand von 250 mm flexible Seilschlaufen aus hochfestem Drahtseil mit einem
Durchmesser von 6 mm angeordnet sind. Die Verbindungsschiene wird in Stahlbeton-
fertigteilwande eingebaut und wirkt als verlorene Schalung im Verbund mit dem umge-
benden Beton.

Auf Anlage 1 ist die PHILIPP - Verbindungsschiene im eingebauten Zustand dargestellt.

1.2 Anwendungsbereich
Das Power Rail System darf nur fur Verbindungen oder Anbindungen von Stahlbeton-

fertigteilwanden, in denen Krafte aus vorwiegend ruhender Belastung Ubertragen werden,
verwendet werden.

Werden Anforderungen hinsichtlich der Feuerwiderstandsdauer an die Gesamtkonstruktion
gestellt, gelten die Regelungen nach DIN 4102-4:1994-03 in Verbindung mit
DIN 4102-22:2004-11.

Die Stahlbetonfertigteile missen DIN 1045-1:2008-08 "Tragwerke aus Beton, Stahlbeton
und Spannbeton - Teil 1: Bemessung und Konstruktion" oder DIN EN 1992-1-1:2011-01
"Eurocode 2: Bemessung und Konstruktion von Stahlbeton- und Spannbetontragwerken -
Teil 1-1: Allgemeine Bemessungsregeln und Regeln fir den Hochbau" in Verbindung mit
DIN EN 1992-1-1/NA:2011-01 entsprechen. Die Stahlbetonfertigteile missen aus Normal-
beton mit einer Festigkeitsklasse von mindestens C30/37 nach DIN EN 206-1:2001-07
"Beton - Teil 1: Festlegung, Eigenschaften, Herstellung und Konformitat" hergestellt sein.

2 Bestimmungen fiir das Bauprodukt

21 Eigenschaften und Zusammensetzung
211 Verbindungsschiene
Die Verbindungsschiene muss den Zeichnungen und Angaben der Anlagen entsprechen.

Die in dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung nicht angegebenen Werkstoffkenn-
werte, Abmessungen und Toleranzen der Verbindungsschiene missen den beim Deutschen
Institut flr Bautechnik, bei der Zertifizierungsstelle und der fremdiberwachenden Stelle
hinterlegten Angaben entsprechen.

21.2 PHILIPP - Vergussmortel (PH-VG)

Der PHILIPP - Vergussmdrtel muss der DAfStb-Richtlinie "Herstellung und Verwendung von
zementgebundenem Vergussbeton und Vergussmortel" (Ausgabe Juni 2006) und den beim
Deutschen Institut fur Bautechnik hinterlegten Angaben entsprechen.

213 PHILIPP - Thixo Mértel (PH-TH)

Der PHILIPP - Thixo Mértel muss den beim Deutschen Institut fir Bautechnik hinterlegten
Angaben entsprechen.

Z48757.12 1.21.8-41/12
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2.2 Verpackung, Lagerung und Kennzeichnung
221 Verbindungsschiene

Verpackung, Beipackzettel oder Lieferschein der Verbindungsschiene muss vom Hersteller
mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) nach den Ubereinstimmungszeichen-
Verordnungen der Lander gekennzeichnet sein. Zusatzlich sind auf Verpackung, Beipack-
zettel oder Lieferschein das Werkzeichen, die Zulassungsnummer und die vollstandige
Bezeichnung der Verbindungsschiene anzugeben. Die Kennzeichnung darf nur erfolgen,
wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 2.3 erfullt sind.

Jede Verbindungsschiene ist mit dem Herstellerzeichen und der Bezeichnung
"Typ 84PPRS60" zu kennzeichnen.

222 PHILIPP - Vergussmortel (PH-VG)

Verpackung, Lagerung und Kennzeichnung des Vergussmoértels hat nach den
Bestimmungen der DAfStb-Richtlinie "Herstellung und Verwendung von zementgebundenem
Vergussbeton und Vergussmortel" (Ausgabe Juni 2006) zu erfolgen.

223 PHILIPP - Thixo Mértel (PH-TH)

Verpackung, Beipackzettel oder Lieferschein des PHILIPP — Thixo Mértel muss vom
Hersteller mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) nach den Ubereinstimmungs-
zeichen-Verordnungen der Lander gekennzeichnet sein. Die Kennzeichnung darf nur
erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 2.3 erfillt sind. Zusatzlich sind das
Werkzeichen, die Zulassungsnummer und die vollstindige Bezeichnung des
PHILIPP - Thixo Mértel anzugeben.

Daruber hinaus sind die Bestimmungen der DAfStb-Richtlinie "Herstellung und Verwendung
von zementgebundenem Vergussbeton und Vergussmortel" (Ausgabe Juni 2006) sinn-
gemalf anzuwenden.

2.3 Ubereinstimmungsnachweis
2.31 Verbindungsschiene
2.3.1.1 Allgemeines

Die Bestatigung der Ubereinstimmung der Verbindungsschiene mit den Bestimmungen
dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss fir jedes Herstellwerk mit einem
Ubereinstimmungszertifikat auf der Grundlage einer werkseigenen Produktionskontrolle und
einer regelmaBigen Fremdiiberwachung einschlie3lich einer Erstprifung der Verbindungs-
schiene nach Malkgabe der folgenden Bestimmungen erfolgen.

Fir die Erteilung des Ubereinstimmungszertifikats und die Fremdiiberwachung einschlieRlich
der dabei durchzufiihrenden Produktprifungen hat der jeweilige Hersteller eine hierfir
anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierflir anerkannte Uberwachungsstelle einzu-
schalten.

Die Erklarung, dass ein UbereinstimmL_J_ngszertifikat erteilt ist, hat dlt_ar Hersteller durch Kenn-
zeichnung der Bauprodukte mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) unter Hinweis
auf den Verwendungszweck abzugeben.
Dem Deutschen Institut far Bautechnik ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des von ihr
erteilten Ubereinstimmungszertifikats zur Kenntnis zu geben.

2.3.1.2 Werkseigene Produktionskontrolle
In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durch-
zuflhren. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzunehmende
kontinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicherstellt, dass die
von ihm hergestellten Bauprodukte den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung entsprechen.
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Fur Umfang, Art und Haufigkeit der werkseigenen Produktionskontrolle ist der beim
Deutschen Institut flir Bautechnik und der fremdiberwachenden Stelle hinterlegte Prifplan
mafgebend.

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und
auszuwerten. Die Aufzeichnungen missen mindestens folgende Angaben enthalten:

- Bezeichnung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials und der Bestandteile
- Art der Kontrolle oder Prifung

- Datum der Herstellung und der Prifung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials
oder der Bestandteile

- Ergebnis der Kontrolle und Prifungen und soweit zutreffend Vergleich mit den
Anforderungen

- Unterschrift des fiir die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen.

Die Aufzeichnungen sind mindestens flnf Jahre aufzubewahren und der fur die Fremduber-
wachung eingeschalteten Uberwachungsstelle vorzulegen. Sie sind dem Deutschen Institut
fur Bautechnik und der zustédndigen obersten Bauaufsichtsbehdrde auf Verlangen
vorzulegen.

Bei ungenugendem Prifergebnis sind vom Hersteller unverzuglich die erforderlichen
Malnahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Bauprodukte, die den Anforderungen
nicht entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit lbereinstimmenden
ausgeschlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch mdéglich und
zum Nachweis der Mangelbeseitigung erforderlich - die bestehende Prufung unverzlglich zu
wiederholen.

2.3.1.3 Fremduberwachung

In jedem Herstellwerk ist die werkseigene Produktionskontrolle durch eine Fremdulber-
wachung regelmafig zu Uberprifen.

Im Rahmen der Fremdiberwachung ist eine Erstprifung des Vergussmortels durchzufiihren
und sind Proben fir Stichprobenprifungen zu entnehmen. Die Probenahme und Prifungen
obliegen jeweils der anerkannten Uberwachungsstelle.

Fur Umfang, Art und Haufigkeit der Fremdiberwachung ist der beim Deutschen Institut fur
Bautechnik und der fremdiberwachenden Stelle hinterlegte Prifplan mafigebend.

Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremdiberwachung sind mindestens finf Jahre auf-
zubewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Uberwachungsstelle dem
Deutschen Institut fir Bautechnik und der zustandigen obersten Bauaufsichtsbehorde auf
Verlangen vorzulegen.

23.2 PHILIPP - Vergussmortel (PH-VG)

Der Ubereinstimmungsnachweis fir den PHILIPP - Vergussmoértel hat nach den Bestim-
mungen der DAfStb-Richtlinie "Herstellung und Verwendung von zementgebundenem
Vergussbeton und Vergussmoértel" (Ausgabe Juni 2006) zu erfolgen.

233 PHILIPP - Thixo Mértel (PH-TH)
2.3.3.1 Allgemeines

Die Bestatigung der Ubereinstimmung des PHILIPP - Thixo Mértels mit den Bestimmungen
dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss flir jedes Herstellwerk mit einem
Ubereinstimmungszertifikat auf der Grundlage einer werkseigenen Produktionskontrolle und
einer regelmaligen Fremdiberwachung einschlieBlich  einer  Erstprifung des
PHILIP - Thixo Mértels nach MalRgabe der folgenden Bestimmungen erfolgen.

Fir die Erteilung des Ubereinstimmungszertifikats und die Fremdiiberwachung einschlieRlich
der dabei durchzufiihrenden Produktprifungen hat der jeweilige Hersteller eine hierfur
anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierfir anerkannte Uberwachungsstelle einzu-
schalten.

Z48757.12 1.21.8-41/12
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Die Erklarung, dass ein UbereinstimmL_J_ngszertifikat erteilt ist, hat der Hersteller durch Kenn-
zeichnung der Bauprodukte mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) unter Hinweis
auf den Verwendungszweck abzugeben.

Dem Deutschen Institut far Bautechnik ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des von ihr
erteilten Ubereinstimmungszertifikats zur Kenntnis zu geben.

2.3.3.2 Werkseigene Produktionskontrolle

In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durch-
zufiihren. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzunehmende
kontinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicherstellt, dass die
von ihm hergestellten Bauprodukte den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung entsprechen.

Fir Umfang, Art und Haufigkeit der werkseigenen Produktionskontrolle sind die
Bestimmungen der DAfStb-Richtlinie "Herstellung und Verwendung von zementgebundenem
Vergussbeton und Vergussmortel" (Ausgabe Juni 2006) sinngemafl anzuwenden.

2.3.3.3 Fremduberwachung

In jedem Herstellwerk ist die werkseigene Produktionskontrolle durch eine Fremdulber-
wachung regelmafig zu Uberprifen.

Im Rahmen der Fremdiiberwachung ist eine Erstprifung durchzufiihren und sind Proben fiir
Stichprobenprifungen zu entnehmen. Die Probenahme und Prifungen obliegen jeweils der
anerkannten Uberwachungsstelle.

Fur Umfang, Art und Haufigkeit der Fremduberwachung einschlie3lich der Erstprifung sind
die Bestimmungen der DAfStb-Richtlinie "Herstellung und Verwendung von zement-
gebundenem Vergussbeton und Vergussmortel" (Ausgabe Juni 2006) sinngemaf
anzuwenden.

Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremdiberwachung sind mindestens finf Jahre
aufzubewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Uberwachungsstelle dem
Deutschen Institut fir Bautechnik und der zustédndigen obersten Bauaufsichtsbehdrde auf
Verlangen vorzulegen.

3 Bestimmungen fiir Entwurf und Bemessung

31 Entwurf
3141 Stahlbetonfertigteil

Die Stahlbetonfertigteile sind, falls im Folgenden nicht anderes bestimmt wird, entsprechend
DIN 1045-1:2008-08 oder DIN EN 1992-1-1:2011-01 mit DIN EN 1992-1-1/NA:2011-01
auszubilden.

Fur die Stahlbetonfertigteile ist Normalbeton mit einer Festigkeitsklasse von mindestens
C30/37 nach DIN EN 206-1:2001-07 zu verwenden.

Die Stahlbetonfertigteile missen eine Mindestwanddicke von 14 cm aufweisen.

Im Bereich der Verbindungsschienen ist, zur Gewahrleistung der Rickhangung der
eingeleiteten Schlaufenkrafte, eine Mindestbewehrung der Randeinfassung der Fertigteile
mit Steckbugeln @8/25 und Langsstaben 20310 entsprechend den Angaben der Anlagen
vorzusehen. Die Steckbligel kdénnen durch eine vergleichbare Mattenbewehrung
(z. B. Q257 A) ersetzt werden.

Der Randabstand der Seilschlaufen gemaR den Angaben der Anlagen ist einzuhalten.
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31.2 Stahlbetonfertigteil - Verbindung

Die Verbindung der Stahlbetonfertigteile darf Krafte aus vorwiegend ruhender Belastung
Ubertragen.

Die Fugen dirfen sowohl mit dem Fugenmortel PHILIPP - Vergussmortel (PH-VG) als auch
mit dem PHILIPP - Thixo Mértel (PH-TH) verfillt werden. Bei Verwendung des
PHILIPP - Thixo Mértels sind die speziellen Verarbeitungsvorgaben in Abschnitt 4.2 zu
beachten.

Mit dem PHILIPP - Vergussmortel (PH-VG) darf im Regelfall eine Vergusshéhe von 3,75 m
ausgefiihrt werden. Hohere Fugen sind nur zulassig, wenn der spatere Verguss der Fugen
abschnittsweise mit einem Vergussschlauch Gber je 3,75 m vorgenommen wird.

Eine Zwangsbeanspruchung der Stahlbetonfertigteil - Verbindung aus Temperaturdnderung
oder freier Bewitterung ist auszuschlief3en. Hiervon kann abgewichen werden, wenn fiir den
jeweiligen Anwendungsfall ein Nachweis der Begrenzung der Rissbreite nach
Abschnitt 3.2.5 erfolgt.

Die Stahlbetonfertigteil - Verbindung ist entsprechend den Angaben der Anlagen auszu-
bilden. Die Verbindungen sind so zu planen, dass der in den Anlagen angegebene Sollwert
der Ubergreifungslange der Seilschlaufen eingehalten wird.

3.2 Bemessung
3.21 Allgemeines

Der statische Nachweis Uber die Tragfahigkeit der Stahlbetonfertigteile und deren
Verbindung ist in jedem Einzelfall zu erbringen.

Die Stahlbetonfertigteile sind in Ubereinstimmung mit  DIN 1045-1:2008-08 oder mit
DIN EN 1992-1-1:2011-01 mit DIN EN 1992-1-1/NA:2011-01 zu bemessen

Die nachfolgenden Bemessungswerte gelten nur fir Stahlbetonfertigteile mit einer Beton-
festigkeitsklasse von mindestens C30/37 nach DIN EN 206-1:2001-07.

Die Verbindung der Stahlbetonfertigteile mit Verbindungsschienen kann Zugkrafte sowie
Querkrafte parallel und senkrecht zur Fuge Ubertragen (siehe Anlage 1, Bild 2).

Die Nachweise im Grenzzustand der Tragfahigkeit bei Beanspruchung durch Zugkrafte
sowie Querkrafte parallel und senkrecht zur Fuge sind gemafR den Anlagen 6 und 7 zu
fuhren. Durch den Nachweis im Grenzzustand der Tragfahigkeit gilt der Nachweis im Grenz-
zustand der Gebrauchstauglichkeit als erfillt.

Infolge Querkréafte parallel und senkrecht zur Fuge ergeben sich Spreizkrafte in der Fuge.
Die daraus resultierenden Zugkréfte (siehe Anlage 7, Tabelle 3) sind beim Zugkraftnachweis
zusatzlich zu den '"aulleren' Zugkraften zu berlicksichtigen.

Der Zugkraftnachweis nach Anlage 7 kann unter folgenden Bedingungen entfallen:
e ausschlieflliche Beanspruchung durch Querkrafte parallel zur Fuge oder

e die Summe aus 'aufleren' Zugkraften und Zugkraften aus Querkraft senkrecht zur Fuge
(siehe Anlage 8) wird durch eine entsprechend angeordnete Bewehrung (z.B. Ring-
anker) oder durch andere konstruktive Maflnahmen (eingespannte Stiitzen, Reibungs-
krafte bei vollflachig aufstehenden Wandelementen, o. a.) abgetragen.

3.2.2 Zugkrafttragfahigkeit

Fur die Zugkrafttragfahigkeit der mit der Verbindungsschiene bewehrten Fuge darf fir den
Grenzzustand der Tragfahigkeit der Bemessungswert Zzy nach Anlage 5, Tabelle 1
angesetzt werden.

Z48757.12 1.21.8-41/12
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3.23 Querkrafttragfahigkeit parallel zur Fuge
Fur die Querkrafttragfahigkeit parallel zur Fuge der mit der Verbindungsschiene bewehrten
Fuge darf fur den Grenzzustand der Tragfahigkeit der Bemessungswert vgq; [KN/m],
abhangig vom verwendeten Fugenmoértel (PHILIPP - Vergussmoértel oder PHILIPP -
Thixo Mdrtel), nach Anlage 5, Tabelle 2 angesetzt werden:
Bei gleichzeitiger Wirkung von Querkraften senkrecht zur Fuge ist der Bemessungswert Vgq
mit der Interaktionsbeziehung nach Anlage 6, Diagramm 1 und 2 abzumindern.

3.24 Querkrafttragfahigkeit senkrecht zur Fuge
Far die Querkrafttragfahigkeit senkrecht zur Fuge der mit der Verbindungsschiene
bewehrten Fuge durfen fur den Grenzzustand der Tragfahigkeit die Bemessungswerte
Vra,1 [KN/m], abhangig von der Bauteildicke, der Betonfestigkeitsklasse vom verwendeten
Fugenmértel  (PHILIPP - Vergussmortel oder PHILIPP - Thixo Mértel), nach  Anlage 5,
Tabelle 2 angesetzt werden.
Bei gleichzeitiger Wirkung von Querkraften parallel zur Fuge sind die Bemessungswerte
Vra.. Mit der Interaktionsbeziehung nach Anlage 6, Diagramm 1 und 2 abzumindern.

3.2.5 Begrenzung der Rissbreite
Kann eine Zwangsbeanspruchung der Stahlbetonfertigteil - Verbindung aus Temperatur-
anderung oder freier Bewitterung nicht ausgeschlossen werden, ist nachzuweisen, dass im
Bereich der Stahlbetonfertigteil - Verbindung die Rissbreite infolge dieser Beanspruchung
auf w, <0,3 mm beschrankt bleibt. Infolge Querkraftbeanspruchung ergeben sich keine
zusatzlichen Rissbreiten.

4 Bestimmungen fiir die Ausfiihrung

4.1 Herstellung der Stahlbetonfertigteile

Die Verbindungsschienen sind entsprechend der Einbauanweisung des Herstellers und den
Anlagen einzubauen.

Die Verbindungsschienen sind gemalf’ der Herstellerkennzeichnung mit dem Pfeil nach oben
einzubauen.

Die Endverankerungen der Seilschlaufen sind im Winkel von 90° zum Verwahrkasten im
Fertigteil auszurichten. Bei vertikalem Einbau der Verbindungsschienen in der Schalung ist
die Montagestabilitat der Endverankerungen der Seilenden im Fertigteil durch Anbinden an
die Bewehrung mit Draht sicherzustellen.

Um zusatzliche Verformungen aus Schwinden zu begrenzen, sind die Fertigteile vor Aus-
lieferung entsprechend zu lagern.

4.2 Herstellung der Stahlbetonfertigteil - Verbindung

Die Stahlbetonfertigteil - Verbindung mittels Verbindungsschienen ist entsprechend der
Einbauanweisung des Herstellers und den Angaben der Anlagen herzustellen.

Die Seilschlaufen sind fir den Betoniervorgang bei der Herstellung der Fertigteile im
Verwahrkasten eingeklappt. Der Verwahrkasten ist gegen das Eindringen von Beton durch
ein Kunststoffprofil (lAngsseitig) und Klebeband (stirnseitig) verschlossen. Zur Montage der
erharteten Fertigteile wird der Verschluss gedffnet und entfernt und die Schlaufen im Winkel
von 90° zum Verwahrkasten herausgeklappt.

Bei richtiger Ausrichtung der Seilschlaufen Uberlappen sich diese horizontal um das in den
Anlagen angegebene Sollmafd und liegen in vertikaler Richtung ohne Abstand Ubereinander.
Horizontale oder vertikale Fehllagen der Seilschlaufen sind nur bis zu den in den Anlagen
angegebenen maximalen Toleranzen zulassig.
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Der Fugenmortel PHILIPP - Vergussmortel (PH-VG) bzw. PHILIPP - Thixo Mértel (PH-TH)
ist entsprechend den Verarbeitungshinweisen des Herstellers anzumischen und sorgfaltig
einzubringen. Zusatzlich gelten die Bestimmungen der DAfStb-Richtlinie "Herstellung und
Verwendung von zementgebundenem Vergussbeton und Vergussmortel" (Ausgabe
Juni 2006).

Spezielle Vorgaben fir den PHILIPP - Thixo Mortel (PH-TH):

Beim Anmischen und Einbringen des PHILIPP - Thixo Mértels ist die Verarbeitungsanleitung
nach Anlage 10 einzuhalten. Insbesondere ist auf die richtige Konsistenz des Mortels zu
achten; hierzu ist das Ausbreitmald nach Anlage 10 einzuhalten. Fir das Verfullen durfen nur
Schneckenpumpen oder Durchlaufmischer verwendet werden. Der Mortel ist Uber das
spezielle Einfullrohr nach Anlage 10 einzubringen.

Die Anforderungen an den Betrieb zur Durchfuhrung der Fugenverflllung mit
PHILIPP - Thixo Mértel gemafl Anlage 11 sind einzuhalten.

Andreas Kummerow Beglaubigt
Referatsleiter

Z48757.12 1.21.8-41/12



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Deutsches
Nr. Z-21.8-1793 vom 25. Juni 2012 lnstl';gt
ir

Bautechnik

Bild 1: Verwahrkasten mit eingesetzten Seilschlaufen (ausgeklappt)

Bild 2: Einbauzustand ohne Fugenverguss und Darstellung
der zuldssigen Belastungsrichtung

PHILIPP Power Rail Anlage 1

Produkt, Einbauzustand und zulassige Belastungsrichtungen
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Bild 3:

Bild 4:

190

Verwahrkasten mit Seilschlaufe — Querschnitt

PHILIPP Power Rail

Anlage 2

Verwahrkasten und Seilschlaufe
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Bild 8: Horizontale Solllage = — =

Bild 9: Vertikale Solllage

Bild 10: Minimalfuge

Bild 11: Maximalfuge

Bild 12: Maximale vertikale Toleranz

PHILIPP Power Rail Anlage 4

Einbaucharakteristik: Solllagen und maximale Toleranzen der
Seilschlaufenausrichtung
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Tabelle 1: Bemessungswert der Zugkrafttragfahigkeit je Seilschlaufe Zgy [kKN]
(4 Seilschlaufen je Meter)
Wandstarke [cm] PH-VG* PH-TH*
214 12 9
* PH-VG = PHILIPP-Vergussmértel, PH-TH = PHILIPP- Thixo Mértel
Tabelle 2: Bemessungswert der Querkrafttragfahigkeit parallel und senkrecht zur Fuge [kN/m]
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Nachweis bei Beanspruchun

werden.
VEdIl < 10
VRd,Il

VEd.il [kN.!m]
VRd.ll [kN!m]

infolge Querkraft parallel zur Fuge (Il

Fur die Querkrafttragfahigkeit parallel zur Fuge dtrfen flir den Grenzzustand der Tragfahigkeit die
Bemessungswerte der Querkrafttragfahigkeit parallel zur Fuge vgrqi nach Anlage 5, Tabelle 2 angesetzt

einwirkende Querkraft parallel je Meter Fugenléange
Bemessungswert der Querkrafttragfahigkeit je Meter Fugenlange

Nachweis bei Beanspruchung infolge Querkraft senkrecht zur Fuge (L)

werden.
VEdL <10
VRd, |

Veg, 1 [KN/m]:
VRa, « [KN/m]:

Nachweis der Interaktion durch Querkraft

VRd, Il [kN/m]

— \fergussmortel (PH-VG)

VRd, || [kN/m]

| | |
25% 50% 75% 100%

VRd, L [%-Wert aus Anlage 5 Tabelle 2]

Fir die Querkrafttragfahigkeit senkrecht zur Fuge dirfen fiir den Grenzzustand der Tragfahigkeit die
Bemessungswerte der Querkrafttragfahigkeit senkrecht zur Fuge vrg . nach Anlage 5, Tabelle 2 angesetzt

einwirkende Querkraft senkrecht je Meter Fugenlange
Bemessungswert der Querkrafttragfahigkeit je Meter Fugenlange

Aus Beanspruchungen senkrecht zur Fuge resultieren Zugkrafte. Diese Zugkrafte kdnnen entweder von
den Seilschlaufen oder durch entsprechend angeordnete Zusatzbewehrung bzw. andere konstruktive

MalRnahmen aufgenommen und nachgewiesen werden. Die Mdglichkeiten zum Nachweis der Zugkrafte
sind in den Anlagen 7 und 8 dargestellt.

A5 —gg

=== Thixo Mortel (PH-TH)

25% 50% 75% 100%

VRd, 1 [%-Wert aus Anlage 5 Tabelle 2]

PHILIPP Power Rail

Anlage 6

Nachweis der Querkrafttragfahigkeit mit Interaktion
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Nachweis der Zugkréfte

Aus den unterschiedlichen Belastungsrichtungen resultieren einzelne Zugkraftkomponenten, die in
Richtung der Seilschlaufe wirken (Anlage 7, Tabelle 3). Die Summe dieser Einzelkomponenten
(Gesamtzugkraft) wird auf der Basis des Zugkraftwiderstandes Zry der Seilschlaufen nach Anlage 5,

Tabelle 1 nachgewiesen.

Tabelle 3:  Zugkraftkomponenten

Beanspruchung aus Querkraft parallel Querkraft senkrecht aulerer Zugkraft
VEd,II VEd, L
Zugkraftkomponente ZEg vl = 0,6 ¢ VEd, I ZEgvi = 0,25 VEd, | ZEgN

Nachweis der Gesamtzugkraft: N ®Zry 2Zegvi + Zeq | + ZEaN

n [1/m] : Anzahl an Seilschlaufen je Meter Fuge
n = 4 Schlaufen/Meter

Zrg [kN] : Bemessungswert der Zugkrafttragfahigkeit je
Seilschlaufe nach Anlage 5, Tabelle 1
ZEdN [kN/m] : einwirkende 'aulere’ Zugkraft je Meter Fuge
Zegvn  [KN/m] : Spreizkraft aus Querkraft parallel je Meter Fuge
Zegv:  [kN/m] : IS:preizkraft aus Querkraft senkrecht je Meter
uge

PHILIPP Power Rail Anlage 7

Nachweis der Zugkrafte
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dargestellt.

Tabelle 4: Zugkraftkomponenten

Sonderfall - Aufnahme der Zugkrafte durch zusatzliche konstruktive MalRnahmen

Die Summe der Zugkrafte Zg4 wird geeigneten Zuggliedern oder anderen konstruktiven Malinahmen
zugewiesen. Die Seilschlaufen werden nicht zur Ubertragung und Weiterleitung von Zugkréaften angesetzt.
Stattdessen kommen sowohl entsprechende Zugglieder (z. B. Ringanker) oder andere konstruktive
MaRnahmen (eingespannte Stlitzen, Reibungskrafte bei vollflachig aufstehenden Wandelementen, o. &.)
in Betracht. Die aus den einzelnen Belastungsrichtungen resultierenden Zugkréfte sind in Tabelle 4

Beanspruchung aus

Querkraft senkrecht

aulierer Zugkraft

Fuge

VEd,L
Zugkraftkomponente Zegv. = 0,25 e vgq | Zgg N
resultierende Gesamtzugkraft: ZEg = Zeqv. + ZeaN
ZEq [kN/m] : Gesamtzugkraft je Meter Fuge
Zean  [KN/m] : einwirkende 'auliere’ Zugkraft je Meter Fuge
Zegvy [KN/m]: Spreizkraft aus Querkraft senkrecht je Meter

PHILIPP Power Rail

Anlage 8

Konstruktive Malinahme zur Aufnahme der Zugkréfte
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1.21.8-41/12




Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Nr. Z-21.8-1793 vom 25. Juni 2012 fi

ir

Bautechnik

Deutsches
Institut
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Bild 13: Anschluss Wand - Wand, Langsanschluss
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Bild 14: Anschluss Wand - Wand, Queranschluss
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Bild 15: Anschluss Wand - Stiitze
PHILIPP Power Rail
Einbaubeispiele
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Vorbereitung der Fugen

Zur Haftungsverbesserung ist der Untergrund gut vorzunassen. Die Fugenquerschnitte und —
flanken miissen in ihrer Oberflachenbeschaffenheit der DIN entsprechen. Die hafthemmenden
Bestandteile in den Fugen werden entfernt, die Flanken von Schmutz, Zementschlammen und
Fett befreit.

Montagebedingungen

Bei der Montage sind Bauteilabstande von 15-40mm einzuhalten. Fir Bauteil- und
Verarbeitungstemperaturen des PHILIPP Thixo Mortels gelten die Bestimmungen DAfStb-
Richtlinie "Herstellung und Verwendung von zementgebundenem Vergussbeton und
Vergussmértel” (Ausgabe Juni 2006).

Mischen

Der PHILIPP Thixo Mértel wird unter Zugabe der vorgegebene Wassermenge (ca. 15% des

Mértelgewichtes 2 ca. 3,75 Liter pro 25 kg Sack) knollenfrei und homogen gemischt. Das kann
entweder mit Handriihrer und Mértelfass oder in einem Zwangsmischer erfolgen. Die Mischzeit
von mindestens 3 Minuten ist unbedingt einzuhalten.

Kontrolle der Konsistenz - Ausbreitmaf

Das Ausbreitmall muss 11 bis 15 cm betragen und ist nach DAfStb-Richtlinie "Herstellung und
Verwendung von zementgebundenem Vergussbeton und Vergussmortel" (Ausgabe Juni 2006),
Anhang C, Abschnitt C.2.2 zu ermitteln. Abweichend ist anstelle des Hartgummiringes ein mit
Trennmittel vorbehandeltes Kunststoffrohr mit Innendurchmesser d=70mm und Hohe h=100mm
zu verwenden. Das Verfillen des Kunststoffrohres hat unter Verwendung der unter
"Fugenverfillung" benannten Werkzeuge zu erfolgen.

Fugenverfiillung

Das Verfillen erfolgt mit Schneckenpumpen oder Durchlaufmischern. Zunachst wird eine
Fugenflanke vollstandig geschlossen. Hierzu kénnen eine Dichtschnur- bzw. schlauch oder der
PHLIPP Thixo Mortel verwendet werden (1). Danach wird von der gegeniiberliegenden Seite aus
von unten nach oben mit Hilfe eines gekrummten Einfillrohres (Malke gemaf Angaben der Fa.
PHILIPP) der verbleibende Hohlraum der Fuge verfillt (2). Dabei ist das Fullrohr wechselseitig
nach links und rechts zu drehen, um eine einwandfreie Verfillung zu gewahrleisten.

Nachbehandlung

Nach dem Verfiillen ist die Fuge glatt abzuziehen. Uberschiissiges Material ist aus optischen
Griinden vor der Erstarrung zu entfernen.

PHILIPP Power Rail Anlage 10

Verarbeitungsanleitung PHILIPP Thixo Mortel
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Anforderungen an den Betrieb zur Durchfiihrung der Fugenverfiillung mit PHILIPP Thixo Mértel
auf Grundlage der Verarbeitungsanleitung auf Anlage 10

1 Allgemeines

Die Verfiullung von Fugen zwischen zwei Fertigteilen aus Stahlbeton mittels PHILIPP Thixo Mortels
muss von Betrieben ausgefuhrt werden, die Uber Personal verfigen, welches im Hinblick auf die
Verarbeitung des Fugenmdrtels geschult bzw. unterwiesen ist. Die Schulung einer verantwortlichen
Fachkraft erfolgt durch den Antragsteller und/oder durch den Hersteller des Trockenmortels. Die
Teilnahme an der Schulung sollte durch eine Bescheinigung bestatigt werden. Die Unterweisung des
Ubrigen Baustellenpersonals hat durch die geschulte verantwortliche Fachkraft zu erfolgen.

Die Bescheinigung ist auf Aufforderung dem Bauherren und/oder der Bauaufsichtsbehdrde
vorzulegen.

Anforderungen an das Personal
2.1 Verantwortliche Fachkraft (Vorarbeiter, Polier oder Bauleiter)

Die geschulte Fachkraft ist verantwortlich fur die Herstellung der kraftschlissigen Fugenverbindung
mit PHILIPP Thixo Mbértel.

Zu den Aufgaben der verantwortlichen Fachkraft gehéren u.a.:

- Unterweisung des eingesetzten Baustellenpersonals tber die praktische Durchfiihrung der
Verflllarbeiten, einschlieBlich Mischen und Konsistenzkontrolle des Fugenmértels

- Uberwachung der praktischen Durchfiihrung der Verfillarbeiten

- Erstellung eines Protokolls Gber die Ausfihrung der Fugenverfillung

Inhalt des Protokolls: Bauabschnitt, Ausfihrungszeitraum, Angaben zur Konsistenzkontrolle,
ausfiihrendes Baustellenpersonal, Unterschrift der verantwortlichen Fachkraft

2.2 Baustellenpersonal

Das unterwiesene Baustellenpersonal fuhrt die Verflllarbeiten mit PHILIPP Thixo Mortel auf der
Baustelle aus.

Zu den Aufgaben des Baustellenpersonals gehéren u.a.:

- Praktische Durchfiihrung der Verfillarbeiten, einschliel3lich Mischen und Konsistenzkontrolle des
Fugenmortels, entsprechend Ausfuhrungsunterlagen und Bestimmungen dieser allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung. Die Verarbeitungsanleitung auf Anlage 10 ist zu beachten.

3  Schulungsinhalte
Erlduterung der maBgebenden theoretischen Grundlagen zur ordnungsgemalien Herstellung und
Verarbeitung des Fugenmoértels, wie notwendige Geratschaften sowie Verarbeitungshinweise.
Praktische Schulung in:
- Vorbereitung der zu verfillenden Fugen zwischen Fertigteilen
- Anmischen des Fugenmodrtels mit den entsprechenden Geratschaften
- Prifung und Beurteilung der Qualitdt des angemischten Mortels
- Verflllen des Fugenhohlraums

PHILIPP Power Rail Anlage 11

Anforderungen an den Betrieb zur Durchfiihrung
der Fugenverflllung mit PHILIPP Thixo Mortel
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