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RECHTSGRUNDLAGEN UND ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Diese europaische technische Zulassung wird vom Deutschen Institut fur Bautechnik erteilt in
Ubereinstimmung mit:

- der Richtlinie 89/106/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechts-
und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten (iber Bauprodukte', geandert durch die
Richtlinie 93/68/EWG des Rates? und durch die Verordnung (EG) Nr. 1882/2003 des Euro-
paischen Parlaments und des Rates?®;

- dem Gesetz Uber das In-Verkehr-Bringen von und den freien Warenverkehr mit Baupro-
dukten zur Umsetzung der Richtlinie 89/106/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur
Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten Uber Bauprodukte
und anderer Rechtsakte der Europaischen Gemeinschaften (Bauproduktengesetz - BauPG)
vom 28. April 1998*, zuletzt geéndert durch Art. 2 des Gesetzes vom 8. November 2011°;

- den Gemeinsamen Verfahrensregeln fir die Beantragung, Vorbereitung und Erteilung von
europaischen technischen Zulassungen gemafl dem Anhang zur Entscheidung 94/23/EG der
Kommission®;

- der Leitlinie fir die europaische technische Zulassung fur "Abdichtungen fir Wande und
Bdden in Nassraumen - Teil 1: Flissig aufzubringende Abdichtungen mit oder ohne
Nutzschicht", ETAG 022-1.

Das Deutsche Institut fir Bautechnik ist berechtigt zu priifen, ob die Bestimmungen dieser euro-
paischen technischen Zulassung erflllt werden. Diese Priifung kann im Herstellwerk erfolgen.
Der Inhaber der europaischen technischen Zulassung bleibt jedoch fir die Konformitat der
Produkte mit der europaischen technischen Zulassung und deren Brauchbarkeit fiir den vorge-
sehenen Verwendungszweck verantwortlich.

Diese europaische technische Zulassung darf nicht auf andere als die auf Seite 1 aufgefiihrten
Hersteller oder Vertreter von Herstellern oder auf andere als die auf Seite 1 dieser europaischen
technischen Zulassung hinterlegten Herstellwerke Ubertragen werden.

Das Deutsche Institut fir Bautechnik kann diese europdische technische Zulassung widerrufen,
insbesondere nach einer Mitteilung der Kommission aufgrund von Art. 5 Abs. 1 der Richtlinie
89/106/EWG.

Diese europaische technische Zulassung darf - auch bei elektronischer Ubermittlung - nur unge-
kirzt wiedergegeben werden. Mit schriftlicher Zustimmung des Deutschen Instituts fir Bau-
technik kann jedoch eine teilweise Wiedergabe erfolgen. Eine teilweise Wiedergabe ist als
solche zu kennzeichnen. Texte und Zeichnungen von Werbebroschiren durfen weder im Wider-
spruch zu der europaischen technischen Zulassung stehen noch diese missbrauchlich
verwenden.

Die europaische technische Zulassung wird von der Zulassungsstelle in ihrer Amtssprache
erteilt. Diese Fassung entspricht vollstdndig der in der EOTA verteilten Fassung. Ubersetzungen
in andere Sprachen sind als solche zu kennzeichnen.

Amtsblatt der Europaischen Gemeinschaften L 40 vom 11. Februar 1989, S. 12
Amtsblatt der Europaischen Gemeinschaften L 220 vom 30. August 1993, S. 1
Amtsblatt der Europaischen Union L 284 vom 31. Oktober 2003, S. 25
Bundesgesetzblatt Teil | 1998, S. 812

Bundesgesetzblatt Teil | 2011, S. 2178

Amtsblatt der Europaischen Gemeinschaften L 17 vom 20. Januar 1994, S. 34
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BESONDERE BESTIMMUNGEN DER EUROPAISCHEN TECHNISCHEN
ZULASSUNG

Beschreibung des Produkts und des Verwendungszwecks

Beschreibung des Bauprodukts

"Kaubiflex FA-System" ist ein Bausatz zur Herstellung einer Abdichtung. Er besteht aus
folgenden Komponenten:

e Grundierung "Kaubit Voranstrich UKD 200" auf der Basis von Styrolbutadien oder "Kaubit
Voranstrich DS 2" auf der Basis einer Polymerdispersion

e ein-komponentiger flissig aufzubringender Dichtstoff "Kaubiflex FA Dichtmasse" auf der
Basis von Styrolbutadien

¢ Dichtband "Kaubit FA Dichtband NG 120", "Kaubit FA Dichtband NV 120", "Kaubit FA Dicht-
band NVV 120", "Kaubit FA Dichtband PEVV" oder "Kaubit FA Dichtband PEVV perforiert"

e Details fur Innen- und AufRRenecken "Kaubit FA Innen/Auf’enecke NG", "Kaubit FA Innen/
AuBRenecke NV", "Kaubit FA Innen/Aufienecke NVV", "Kaubit FA Innen/Aul’enecke PEVV"
oder "Kaubit FA Innen/Auf’enecke PEVV perforiert"

e Dichtmanschetten fir Wande "Kaubit FA Wandmanschette NG", "Kaubit FA Wand-
manschette NV", "Kaubit FA Wandmanschette NVV", "Kaubit FA Wandmanschette NVV
perforiert"

¢ Dichtmanschetten fiir Bodenablaufe "Kaubit FA Bodenmanschette NG", "Kaubit FA Boden-
manschette NV", "Kaubit FA Bodenmanschette NVV", "Kaubit FA Bodenmanschette NVV
perforiert" oder "Kaubit FA Butylmanschette".

e Fliesenkleber "Kaubit FM Flex" gemaR EN 12004’

Fir die Abdichtung ist eine Nutzschicht, wie z. B. Fliesen vorgesehen. Die Nutzschicht und das
Verfugungsmaterial sind nicht Bestandteil des Bausatzes, werden aber bei der Beurteilung des
Verwendungszweckes berlcksichtigt.

Anhang 1 zeigt den Systemaufbau flr Nassbereiche, und Anhange 2 bis 5 zeigen die Kompo-
nenten zur Abdichtung von Detailbereichen.

Verwendungszweck

Der Verwendungszweck des Abdichtungssystems ist die Abdichtung von Wanden und Boden in
innenliegenden Nassraumen, die Temperaturen von 5 °C bis 40 °C aufweisen kénnen, unterhalb
einer Nutzschicht.

Folgende Verwendungsbereiche sind vorgesehen:

e Boden- und/oder Wandflachen mit nur gelegentlicher direkter Wasserbeanspruchung, z. B.
ausreichend weit entfernt von Duschen oder Badewannen,;

e Bdden und/oder Wande in Duschbereichen und im Umkreis von Badewannen bei wenigen
taglichen Duschvorgangen, wie z. B. in normalen Wohnhausern, Mehrfamilienhausern und
Hotels;

e Bdden- und/oder Wandflachen mit haufigerer oder langer anhaltender Wasserbean-
spruchung als sie gewodhnlich in Wohnungen zu erwarten ist, z. B. in Offentlichen Nass-
rdumen von Schulen und Sporteinrichtungen.

Die Abdichtung weist bestimmte Klassifizierungen gemal ETAG 022 Teil 1 auf, die eine
Verwendung unter Berlicksichtigung nationaler Anforderungen ermaoglicht (siehe Kapitel 2.1).

EN 12004:2007 Adhesives for tiles - Requirements, evaluation of conformity, classification and
designation
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Die Abdichtung ist vorgesehen zur Verwendung auf biegsamen Untergriinden wie z. B. Sperr-
holz, Spanplatten, Gips, Anhydrit oder dhnliche, gegen Wasser ungeschuitzte Stoffe, und auf
festen Untergriinden wie z. B. Mauerwerk oder Beton.

Das Produkt soll in Verbindung mit den folgenden Typen von Bodenablaufen genutzt werden:

Edelstahl oder Kunststoff — Typ PP oder PE — mit Klebeflansch flr die Manschette/Abdichtungs-
schicht oder mit Klemmverbindung und Manschette

Die Bodenablaufe sind nicht Teil des Bausatzes. Es liegt in der Verantwortung des Anwenders
geeignete Produkte der angegebenen Typen auszuwahlen.

Die Nachweise, die dieser ETA zu Grunde liegen, begriinden die Annahme einer vorgesehenen
Nutzungsdauer® der Abdichtung von 25 Jahren, unter der Voraussetzung der zweckdienlichen
Verarbeitung, Nutzung und Instandhaltung. Diese Annahme beruht auf dem derzeitigen Stand
der Technik und den verfigbaren Kenntnissen und Erfahrungen.

Die Angaben Uber die Nutzungsdauer der Abdichtung kénnen nicht als Garantie des Herstellers
ausgelegt werden, sondern sind lediglich als Hilfsmittel zur Auswahl eines Produktes im Hinblick
auf die erwartete, wirtschaftlich angemessene Nutzungsdauer des Bauwerks zu betrachten.

Merkmale des Produkts und Nachweisverfahren

Eigenschaften der Abdichtung

Die Komponenten der Abdichtung weisen unter Berlicksichtigung der zulassigen Toleranzen die
technischen Werte auf, die im Anhang 1 und im technischen Dossier des Herstellers (TDH)® zu
dieser ETA angegeben sind.

Die chemische Zusammensetzung und die technischen Kennwerte der Komponenten des Bau-
satzes und die Herstellungsverfahren sind vertraulich und beim DIBt hinterlegt.

Die zulassigen Toleranzen haben keinen nachteiligen Einfluss auf die Eigenschaften der
Produkte und des zusammengefiigten Systems.

Die Anforderungen an den Brandschutz, an Hygiene, Gesundheit und Umweltschutz und an die
Nutzungssicherheit sowie die Dauerhaftigkeit im Sinne der wesentlichen Anforderungen Nr. 2
bis Nr. 4 der Richtlinie 89/106/EWG sind erfuillt.

Das zusammengefiigte Abdichtungssystem weist die in den Zulassungsprifungen festgestellten
Eigenschaften bzw. Eigenschaftskategorien gemall ETAG 022 Teil 1 auf. Sie sind im Anhang 1
angegeben. Auf dieser Grundlage kann eine Beurteilung durch den Anwender im Hinblick auf
den Verwendungszweck, ggf. unter Berlcksichtigung nationaler Anforderungen, erfolgen.

Das Brandverhalten der Abdichtung ist als Klasse E gemaR EN 13501-1"° klassifiziert.

Laut Erklarung des Herstellers sind unter Beriicksichtigung der EU-Datenbank'' keine geféhr-
lichen Stoffe in der Verbundabdichtung enthalten. Im Geltungsbereich dieser Zulassung kénnen
hinsichtlich gefahrlicher Substanzen zusatzliche Anforderungen an das Produkt gestellt werden,
die sich aus umgesetzter europaischer Gesetzgebung oder geltenden nationalen Rechts- und
Verwaltungsvorschriften ergeben.

Zusatzlich kdénnen Anforderungen an das Produkt gestellt werden, die sich aus anderen
geltenden nationalen Rechts- und Verwaltungsvorschriften und umgesetzter europaischer
Gesetzgebung ergeben.

Die "Annahme einer vorgesehenen Nutzungsdauer" bedeutet, es wird erwartet, dass bei Ablauf dieser Nutzungsdauer

die tatsachliche Nutzungsdauer unter normalen Nutzungsbedingungen erheblich langer sein kann, ohne dass ein

groRerer Qualitatsverlust beziiglich der wesentlichen Anforderungen feststellbar sein wird.

Das technische Dossier des Herstellers (TDH) umfasst alle fir die Herstellung und Verarbeitung des Produktes und die

Instandhaltung der daraus hergestellten Abdichtung erforderlichen Angaben des Herstellers. Es wurde vom DIBt

gepriift und ist in Ubereinstimmung mit den in der Zulassung genannten Bestimmungen.

EN 13501-1:2007 Fire classfication of construction products and building elements — Part 1: Classification
using data from reaction to fire tests

Hinweise im Leitpapier H: Ein harmonisiertes Konzept bezlglich der Behandlung von gefahrlichen Stoffen nach der

Bauproduktenrichtlinie, Briissel, 18. Februar 2000
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Diese Anforderungen sind ebenfalls einzuhalten.

Nachweisverfahren

Die Beurteilung der Brauchbarkeit der Abdichtung fiir den vorgesehenen Verwendungszweck
hinsichtlich der wesentlichen Anforderungen Nr. 2 bis Nr. 4 erfolgte in Ubereinstimmung mit der
ETAG 022 "Abdichtung fir Wande und Boden in Nassraumen" Teil 1 "Flissig aufzubringende
Abdichtungen mit und ohne Nutzschicht".

Bewertung und Bescheinigung der Konformitat und CE-Kennzeichnung

System der Konformitatsbescheinigung

GemaR der Entscheidung 2003/655/EWG" der Europaische Kommission ist das Konformitéts-
nachweisverfahren System 2+ (Anhanglll, Abschnitt 2.ii Maoglichkeit 1 der Richtlinie
89/106/EWG) fur Bausatze fir Abdichtungen anzuwenden.

Zusétzlich ist gemaR Entscheidung 2001/596/EG der Europdischen Kommission™ (ber das
Konformitatsnachweisverfahren das System 3 (Anhang Ill, Abschnitt 2.ii Moglichkeit 2 der Richt-
linie 89/106/EWG) fur dieses Produkt in Hinblick auf das Brandverhalten anzuwenden.

Das Konformitatsbescheinigungsverfahren System 2+ ist wie folgt definiert:
System 2+: Konformitatserklarung des Herstellers fir das Produkt aufgrund von:
a) Aufgaben des Herstellers

(1) Erstprifung des Produkts

(2) werkseigene Produktionskontrolle

(3) Prufung von im Werk entnommenen Proben nach festgelegtem Prufplan
b) Aufgaben der notifizierten Stelle

(4) Zertifizierung der werkseigenen Produktionskontrolle auf Grund von

- Erstinspektion des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle

- laufende Uberwachung, Beurteilung und Anerkennung der werkseigenen Produk-
tionskontrolle.

System 3: Konformitatserklarung des Herstellers fiir das Produkt aufgrund von:
a) Aufgaben des Herstellers:

(1) werkseigene Produktionskontrolle
b) Aufgaben der notifizierten Stelle:

(2) Erstprifung des Produkts

Zustandigkeiten

Fur die Komponente Kleber wird vorausgesetzt, dass das Konformitatsbescheinigungsverfahren
gemal EN 12004 durchgefihrt wurde.

Das hier erforderliche zusatzliche Konformitatsbescheinigungsverfahren bezieht sich auf die
weiteren Komponenten des Bausatzes und erfolgt durch die Konformitatserklarung und die
CE-Kennzeichnung des Bausatzes gemaf Abschnitt 3.2.1.3 bzw. 3.3 durch den Hersteller.
Aufgaben des Herstellers

Werkseigene Produktionskontrolle

Der Hersteller hat eine stédndige Eigeniberwachung der Produktion durchzuflihren. Alle vom
Hersteller vorgegebenen Daten, Anforderungen und Vorschriften sind systematisch in Form
schriftlicher Betriebs- und Verfahrensanweisungen festzuhalten. Die werkseigene Produktions-
kontrolle hat sicherzustellen, dass das Produkt mit dieser ETA Ubereinstimmt.

Amtsblatt der Européischen Gemeinschaften Nr. L 231/12, 17. September 2003
Amtsblatt der Européischen Gemeinschaften L 209/33 vom 02.08.2001
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Die werkseigene Produktionskontrolle muss gemafl dem entsprechenden Teil des Kontroll-
plans™ durchgefiihrt werden, der vertraulicher Teil des TDH ist. Der festgelegte Kontrollplan
richtet sich nach der werkseigenen Produktionskontrolle des Herstellers und ist beim DIBt
hinterlegt.

Der Hersteller darf nur Ausgangsstoffe verwenden, die in Ubereinstimmung mit den Angaben im
TDH sind. Er hat die Ausgangsmaterialien bei ihrer Annahme gemaf dem festgelegten Kontroll-
plan zu kontrollieren oder zu prifen.

Die werkseigene Produktionskontrolle orientiert sich an den fir die identifizierenden Eigen-
schaften der Komponenten in der ETAG 022 Teil 1 gemachten Angaben.

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind festzuhalten und in Ubereinstim-
mung mit den Bestimmungen des Kontrollplans auszuwerten.

Die Aufzeichnungen sollen mindestens folgende Angaben enthalten:
— Bezeichnung des Produkts und der Ausgangsmaterialien,
— Art der Kontrolle oder Priifung,

— Datum der Herstellung des Produkts, ggf. Chargen-Nr. und Datum der Kontrolle oder Pru-
fung des Produkts oder der Ausgangsmaterialien,

— Ergebnis der Kontrollen oder Prifungen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den Anforde-
rungen,

— Unterschrift des fir die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen.

Die Aufzeichnungen sind mindestens funf Jahre aufzubewahren. Sie sind dem DIBt auf
Verlangen vorzulegen.

Einzelheiten lGber Umfang, Art und Haufigkeit der im Rahmen der werkseigenen Produktions-
kontrolle durchzufihrenden Prifungen oder Kontrollen haben dem Kontrollplan zu entsprechen,
der Bestandteil des TDH zu dieser ETA ist.

Erstprifung des Produkts

Die Erstpriifung bezieht sich auf die im entsprechenden Teil des Kontrollplans zu dieser ETA
genannten Produkteigenschaften. Sie orientieren sich an den Produkteigenschaften, die in der
ETAG 022 Teil 1 genannt sind.

Wenn die der ETA zu Grunde liegenden Nachweise an Proben aus der laufenden Produktion
erbracht wurden, ersetzen diese die Erstprufung.

Anderenfalls ist die erforderliche Erstprifung gemaf den Festlegungen im Kontrollplan durchzu-
fuhren und die Einhaltung der geforderten Eigenschaftswerte durch die zugelassene Stelle fest-
zustellen.

Bei Anderung des Produktionsprozesses ist die Erstpriifung zu wiederholen.
Sonstige Aufgaben des Herstellers

Der Hersteller hat auf vertraglicher Grundlage eine Stelle, die fir die Aufgaben nach
Abschnitt 3.1 (b) fir den Bereich des Produktes zugelassen ist, zur Durchflihrung der Malf3-
nahmen nach Abschnitt 3.2.2 einzuschalten. Hierfur ist der Kontrollplan nach den Abschnit-
ten 3.2.2 vom Hersteller der zugelassenen Stelle auszuhandigen.

Der Hersteller hat eine Konformitatserklarung abzugeben mit der Aussage, dass das Bau-
produkt mit den Bestimmungen dieser ETA Ubereinstimmt und muss das Produkt mit der CE-
Kennzeichnung gemafy Abschnitt 3.3 versehen. Der Konformitatserklarung ist das EC-Zertifikat
Uber die werkseigene Produktionskontrolle gem. 3.2.2 beizufligen.

Der Kontrollplan ist vertraulicher Teil des TDH und beim DIBt hinterlegt; er enthalt die erforderlichen Angaben zur
werkseigenen Produktionskontrolle, zur Erstpriifung und zur Erstinspektion und laufenden Uberwachung der werks-
eigenen Produktionskontrolle. Er wird, soweit dieser fir die Aufgaben der in das Verfahren der Konformitatsbescheini-
gung eingeschalteten zugelassenen Stelle bedeutsam ist, dieser ausgehandigt. Siehe Abschnitt 3.2.2

8.05.03-27/13
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Aufgaben der notifizierten Stelle
Erstpriifung des Produkts in Hinblick auf das Brandverhalten

Der entsprechende Teil des Kontrollplanes enthalt die Information zu den Eigenschaften, die
hinsichtlich des Brandverhaltens bei der Erstpriifung durch die notifizierte Stelle zu prufen sind.
Wenn es erforderlich ist, wird dieser Teil fir die Erstprifung des Produktes der beauftragten
notifizierten Stelle ausgehandigt.

Wenn die der ETA zu Grunde liegenden Nachweise an Proben aus der laufenden Produktion
erbracht wurden, ersetzen diese die Erstpriifung.

Anderenfalls ist die erforderliche Erstpriifung gemaf den Festlegungen im Kontrollplan durchzu-
fuhren und die Einhaltung der geforderten Eigenschaftswerte durch die zugelassene Stelle fest-
zustellen.

Nach Anderung des Produktionsprozesses ist die Erstpriifung zu wiederholen.
Erstinspektion des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle.

Im entsprechenden Teil des Kontrollplanes sind die Angaben zu den Eigenschaften festgelegt,
die von der eingeschalteten notifizierten Stelle bei der Erstprifung des Werkes und der werks-
eigenen Produktionskontrolle gepriift werden missen. Die notifizierte Stelle muss die Gerate
und Anlagen und die Dokumentation der werkseigenen Produktionskontrolle des Herstellers
prifen, wenn die Produktion aufgenommen wird.

Die natifizierte Stelle soll die wesentlichen Punkte seiner Tatigkeit in Hinblick auf die obigen
Bestimmungen festhalten und Ergebnisse und Schlussfolgerungen schriftlich niederlegen.

Die vom Hersteller eingeschaltete Zertifizierungsstelle erteilt ein EC Zertifikat Uber die werks-
eigene Produktionskontrolle, in dem die Ubereinstimmung mit den Festlegungen in dieser ETA
bescheinigt wird.

Nach Anderung des Produktionsprozesses oder nach Produktionsaufnahme in einem anderen
Herstellwerk sind die Erstpriifung des Werkes und die Uberpriifung der werkseigenen Produk-
tionskontrolle zu wiederholen. Die notifizierte Stelle erteilt ein neues EC Zertifikat Uber die
werkseigene Produktionskontrolle, in dem die Ubereinstimmung mit den Festlegungen in dieser
ETA bescheinigt wird.

Laufende Uberwachung, Beurteilung und Bewertung der werkseigenen Produktionskontrolle

Im entsprechenden Teil des Kontrollplanes sind die Angaben zu den Eigenschaften festgelegt,
die von der notifizierten Stelle geprift werden missen. Die Priifung erfolgt mindestens einmal
im Jahr. Sofern die Ergebnisse der Uberwachung nicht zufriedenstellend sind, kann die Priifung
ofters erforderlich werden.

Die notifizierte Stelle soll die wesentlichen Punkte seiner Tatigkeit in Hinblick auf die obigen
Bestimmungen festhalten und Ergebnisse und Schlussfolgerungen schriftlich niederlegen.

In Fallen in denen die Bestimmungen dieser ETA und des zugehdrigen Kontrollplans nicht mehr
erflllt sind, muss die eingeschaltete Zertifizierungsstelle das Konformitatszertifikat zurlickziehen
und das DIBt unverztglich informieren.

CE-Kennzeichnung

Die CE-Kennzeichnung'® ist vom Hersteller auf der Verpackung des Bausatzes der Abdichtung
"Kaubiflex FA-System" oder dessen Begleitpapieren anzubringen.

Zusatzlich zu den Buchstaben "CE" mit der Kennnummer der notifizierten Stelle sind anzu-
geben:

— Name und Anschrift oder Kennzeichen des Herstellers und des Herstellwerks,
— die letzten beiden Ziffern des Jahres, in dem die CE-Kennzeichnung angebracht wurde,
— Nummer der EG-Konformitatsbescheinigung fur die WPK,

Hinweise zur CE-Kennzeichnung und zur Konformitatserklarung des Herstellers sind im Leitpapier D: "CE-Kennzeich-
nung nach der Bauproduktenrichtlinie", Brissel 01.08.2002, angegeben.
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— Nummer der europaischen technischen Zulassung,

— Nummer der europaischen technischen Zulassungsleitlinie.

Die Komponenten sind als zum Bausatz "Kaubiflex FA-System" gehdrig zu kennzeichnen.
CE-Kennzeichnung mit Begleitinformationen:

C € Buchstaben "CE"

nnnn Kennnummer der notifizierten Stelle (System 2+)

Kaubit AG
Industriestralte 1
49413 Dinklage
Deutschland

Name und Adresse des ETA-Inhabers

Die letzten beiden Ziffern des Jahres, in dem die

08 CE-Kennzeichnung angebracht wurde
nnnn-CPD-xxxx Nummer der EG-Konformitatsbescheinigung fur die WPK
ETA-08/0250 ETA Nummer
ETAG 022 Teil 1 ETAG Nummer
Flussig aufzubringende
Nutzschicnt fir die Verwendung i | orvendungszweck |
innenliegenden Nassbereichen Klassifikation und charakteristische Produkteigenschaften

Klassifikation des Systems und
deklarierte Produkt- und System-
eigenschaften

siehe Anhang 1 der ETA-08/0250

Voraussetzungen, unter denen die Brauchbarkeit des Produkts fiir den vorgesehenen
Verwendungszweck positiv beurteilt wurde

Herstellung

Die Komponenten des Bausatzes der Abdichtung werden werksmaRig entsprechend dem
Verfahren hergestellt, das im TDH festgelegt ist.

Die ETA wurde fir das Produkt auf der Grundlage abgestimmter Daten und Informationen
erteilt, die beim DIBt hinterlegt sind und der Identifizierung des beurteilten und bewerteten
Produkts dienen. Anderungen am Produkt oder am Herstellungsverfahren, die dazu fiihren
kénnten, dass die hinterlegten Daten und Informationen nicht mehr korrekt sind, sind vor ihrer
Einfihrung dem DIBt mitzuteilen. Das DIBt wird dariiber entscheiden, ob sich solche Ande-
rungen auf die Zulassung und folglich auf die Giiltigkeit der CE-Kennzeichnung auf Grund der
Zulassung auswirken oder nicht, und ggf. feststellen, ob eine zusatzliche Beurteilung oder eine
Anderung der Zulassung erforderlich ist.

Entwurf und Bemessung

Die Brauchbarkeit der Abdichtung fir den jeweiligen Verwendungszweck ergibt sich aus den
Eigenschaftswerten.

Die erganzenden Angaben des Herstellers im TDH zum Entwurf und zur Herstellung der Abdich-
tung, die zu einer Abdichtung im Verbund mit einer Nutzschicht fir Boden und Wande in Nass-
bereichen in Innenrdumen flhren, sind zu beachten.
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4.3 Verarbeitung
Von der Brauchbarkeit der Abdichtung kann nur dann ausgegangen werden, wenn die Verarbei-
tung geman der im TDH angegebenen Verarbeitungsanleitung des Herstellers, insbesondere
unter Berlicksichtigung folgender Punkte erfolgt:
— Verarbeitung durch entsprechend geschultes Personal,
— Verarbeitung nur der Komponenten, die gekennzeichneter Bestandteil des Bausatzes sind,
— Verarbeitung mit den erforderlichen Werkzeugen und Hilfsstoffen,
— Sicherheitsmaflinahmen bei der Verarbeitung,
— Uberpriifung des Untergrundes auf Sauberkeit und richtige Vorbereitung,
— Prifungen wahrend der Verarbeitung und an der fertigen Verbundabdichtung und Dokumen-
tation der Ergebnisse.
Die Angaben zu
— Reparaturverfahren auf der Baustelle,
— Behandlung von Produktabfallen
sind zu beachten.
4.4 Verpflichtungen des Herstellers
Der Hersteller hat daflr zu sorgen, dass alle, die den Bausatz verwenden, angemessen Uber die
Besonderen Bestimmungen nach den Abschnitten 1, 2, 4 und 5 einschlie3lich des Anhangs zu
dieser ETA und den nicht vertraulichen Teilen des TDH zu dieser ETA unterrichtet werden.
5 Angaben des Herstellers
5.1 Angaben zu Verpackung, Transport und Lagerung
Angaben zu:
e Verpackung
e Transport und
e Lagerung
sind im TDH enthalten.
5.2 Angaben zu Verwendung, Instandhaltung und Reparatur
Angaben zu:
e Verwendung
¢ Instandhaltung
e Reparatur
sind im TDH enthalten.
Uwe Bender Beglaubigt

Abteilungsleiter

Z15714.13
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Untergrund

Grundierung "Kaubit Voranstrich UKD 200" oder "Kaubit Voranstrich DS 2"
1. Lage "Kaubiflex FA Dichtmasse"

2. Lage "Kaubiflex FA Dichtmasse"

Fliesenkleber "Kaubit FM Flex"

Fliesen (not part of the kit)

OO WN =

Eigenschaften des Abdichtungssystems:
Mindestschichtdicke der Abdichtungsschicht 0,5 mm
Vorgesehende Nutzungsdauer 25 Jahre
Brandverhalten Klasse E
Aussage zu gefahrlichen Stoffen keine enthalten
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl:
Kaubit Voranstrich UKD 200 mit
Kaubiflex FA Dichtmasse (1000 g/m?)
Kaubit Voranstrich DS 2 (460 g/m?)

mit Kaubiflex FA Dichtmasse (1000 g/m?)

EN 13501-1

23°C-50/93 % r.h. s4=2,3m

23°C—-75/100 % r.h.s4=79m

Wasserdichtheit wasserdicht

Kratzfestigkeit nach ETAG 022-1 nicht relevant
Verschleillfestigkeit nach ETAG 022-1 nicht relevant
Rutschfestigkeit keine Leistung festgestellt
Verarbeitbarkeit verarbeitbar

Reparierbarkeit reparierbar

Reinigungsfahigkeit nach ETAG 022-1 nicht relevant

Klassifizierungen nach ETAG 022:
Rissuberbriickungsfahigkeit
Haftzugfestigkeit
Fugenulberbriickungsfahigkeit
Wasserdichtheit an Durchdringungen
Temperaturbestandigkeit
Wasserbestandigkeit
Alkalibestandigkeit

Kategorie 1: 0,4 mm
Kategorie 2: 2 0,5 MPa
Kategorie 2: wasserdicht
Kategorie 2: wasserdicht
Kategorie 2: 2 0,5 MPa
Kategorie 2: 2 0,5 MPa
Kategorie 2: 2 0,5 MPa

Kaubiflex FA-System
Kaubit AG

Systemaufbau

Anhang 1

Z15805.13
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Dichtband:

"Kaubit FA Dichtband NG 120" Breite 120 mm
"Kaubit FA Dichtband NV 120" Breite 120 mm

e

"Kaubit FA Dichtband PEVV" Breite 120 mm
mit und ohne Perforierung

"Kaubit FA Dichtband NVV 120" Breite 120 mm

Kaubiflex FA-System

Kaubit AG

Komponenten Anhang 2
Z15805.13 8.05.03-27/13
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Innen- und AuBBenecken:

"Kaubit FA Innenecke NG"
"Kaubit FA Innenecke NV"
Schenkellange 100 oder 140 mm

Innen- und AuBenecken:

"Kaubit FA Innenecke NVV"
Schenkellange 100 oder 140 mm

"Kaubit FA Innenecke PEVV" Schenkellange 120 mm
mit und ohne Perforierung

"Kaubit FA AufRenecke NG"
"Kaubit FA AuRenecke NV"
Schenkellange 75 oder 140 mm

"Kaubit FA AuRenecke NVV"
Schenkellange 75 oder 140 mm

Kaubit FA AuRenecke PEVV" Schenkellange 105 mm
mit und ohne Perforierung

Kaubiflex FA-System
Kaubit AG

Komponenten

Anhang 3

Z15805.13
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Dichtmanschetten fiir Wande:

"Kaubit FA Wandmanschette NG" 100 x 100 mm, 150 x 150 mm, 200 x 200 mm
"Kaubit FA Wandmanschette NV" 100 x 100 mm, 150 x 150 mm, 200 x 200 mm

"Kaubit FA Wandmanschette NVV" 100 x 100 mm, 150 x 150 mm, 200 x 200 mm
mit und ohne Perforierung

Kaubiflex FA-System

Kaubit AG
Anhang 4
Komponenten 9
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Dichtmanschetten fiir Boden:

"Kaubit FA Bodenmanschette NG" 350 x 350 mm, 400 x 400 mm
"Kaubit FA Bodenmanschette NV" 350 x 350 mm, 400 x 400 mm

"Kaubit FA Bodenmanschette NVV" 350 x 350 mm
mit und ohne Perforierung

"Kaubit FA Butylmanschette" 370 x 370 mm

Kaubiflex FA-System
Kaubit AG

Komponenten

Anhang 5
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