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RECHTSGRUNDLAGEN UND ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Diese europaische technische Zulassung wird vom Deutschen Institut fur Bautechnik erteilt in
Ubereinstimmung mit:

- der Richtlinie 89/106/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechts-
und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten (iber Bauprodukte', geandert durch die
Richtlinie 93/68/EWG des Rates? und durch die Verordnung (EG) Nr. 1882/2003 des
Europaischen Parlaments und des Rates?;

- dem Gesetz Uber das In-Verkehr-Bringen von und den freien Warenverkehr mit
Bauprodukten zur Umsetzung der Richtlinie 89/106/EWG des Rates vom
21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der
Mitgliedstaaten Uber Bauprodukte und anderer Rechtsakte der Europaischen
Gemeinschaften (Bauproduktengesetz - BauPG) vom 28. April 1998* zuletzt gedndert durch
Art. 2 des Gesetzes vom 8. November 2011%;

- den Gemeinsamen Verfahrensregeln fir die Beantragung, Vorbereitung und Erteilung von
europaischen technischen Zulassungen gemaf dem Anhang zur Entscheidung 94/23/EG der
Kommission®;

- der Leitlinie fir die europaische technische Zulassung fir "AuBenseitige Warmedamm-
Verbundsysteme mit Putzschicht", ETAG 004, Ausgabe Marz 2000.

Das Deutsche Institut fir Bautechnik ist berechtigt zu prifen, ob die Bestimmungen dieser
europaischen technischen Zulassung erfillt werden. Diese Priifung kann im Herstellwerk
erfolgen. Der Inhaber der europaischen technischen Zulassung bleibt jedoch fir die Konformitat
der Produkte mit der europaischen technischen Zulassung und deren Brauchbarkeit flir den
vorgesehenen Verwendungszweck verantwortlich.

Diese europaische technische Zulassung darf nicht auf andere als die auf Seite 1 aufgefiihrten
Hersteller oder Vertreter von Herstellern oder auf andere als die im Rahmen dieser
europaischen technischen Zulassung hinterlegten Herstellwerke Ubertragen werden.

Das Deutsche Institut fir Bautechnik kann diese europdische technische Zulassung widerrufen,
insbesondere nach einer Mitteilung der Kommission aufgrund von Art. 5 Abs. 1 der Richtlinie
89/106/EWG.

Diese europaische technische Zulassung darf - auch bei elektronischer Ubermittiung - nur
ungekirzt wiedergegeben werden. Mit schriftlicher Zustimmung des Deutschen Instituts fur
Bautechnik kann jedoch eine teilweise Wiedergabe erfolgen. Eine teilweise Wiedergabe ist als
solche zu kennzeichnen. Texte und Zeichnungen von Werbebroschuren durfen weder im
Widerspruch zu der europaischen technischen Zulassung stehen noch diese missbrauchlich
verwenden.

Die europaische technische Zulassung wird von der Zulassungsstelle in ihrer Amtssprache
erteilt. Diese Fassung entspricht vollstdndig der in der EOTA verteilten Fassung. Ubersetzungen
in andere Sprachen sind als solche zu kennzeichnen.

Amtsblatt der Europaischen Gemeinschaften L 40 vom 11. Februar 1989, S. 12
Amtsblatt der Europaischen Gemeinschaften L 220 vom 30. August 1993, S. 1
Amtsblatt der Europaischen Union L 284 vom 31. Oktober 2003, S. 25
Bundesgesetzblatt Teil | 1998, S. 812

Bundesgesetzblatt Teil | 2011, S. 2178

Amtsblatt der Europaischen Gemeinschaften L 17 vom 20. Januar 1994, S. 34
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! BESONDERE BESTIMMUNGEN DER
EUROPAISCHEN TECHNISCHEN ZULASSUNG

1 Beschreibung der Produkte und des Verwendungszwecks

Das Warmedamm-Verbundsystem "StoTherm Classic 5", im Folgenden WDVS genannt, wird
entsprechend den beim Deutschen Institut fir Bautechnik (DIBt) hinterlegten Verarbeitungsricht-
linien des Zulassungsinhabers entworfen und verarbeitet. Das WDVS besteht aus den folgen-
den Bestandteilen, die vom Zulassungsinhaber oder einem Lieferanten werksmaRig hergestellt
werden. Das WDVS wird auf der Baustelle aus diesen Bestandteilen hergestellt. Die Verant-
wortung fiir das WDVS obliegt letztlich dem Zulassungsinhaber.

Abhéangig vom Europaischen Markt werden unterschiedliche Handelsbezeichnungen fir die
gleichen Bestandteil verwendet. Zur Vereinfachung tauchen im Folgenden Text nur die

"Deutschen" Handelsbezeichnungen auf. Im Anhang 1 sind die entsprechenden "Fran-
z@sischen" und "Englischen" Handelsbezeichnungen aufgefiihrt.
1.1 Beschreibung des Bauprodukts
Bestandteile (siehe Abschnitt 2.3 fir ndhere Beschrei- Auftragsmenge Dicke
bung, Eigenschaften und Leistungen) [kg/m?] [mm]
Dammstoff | Geklebtes WDVS:
mit |+ Wirmeddmmstoff
zugehodriger | \yerkmagig vorgefertigtes expandiertes Polystyrol (EPS)
Befesti- nach EN 13163:2008
gungsart | _ giandard-EPS - < 400
- Elastifiziertes EPS - <200
e Klebemortel
- Sto-Baukleber (zementgebundener Trockenmortel, der 3,0 bis 5,0 -
eine Zugabe von 21 — 23 % Wasser erfordert) (Pulver)
- StoLevell Duo plus (zementgebundener Trocken- 4,0 bis 4,5 -
mortel, der eine Zugabe von ca. 25 % Wasser erfordert) (Pulver)
- StoLevell Uni (zementgebundener Trockenmortel, der 3,0 bis 4,5 -
eine Zugabe von 24 - 26 % Wasser erfordert) (Pulver)
- Sto-Dispersionskleber 1,0 bis 1,5 -
(gebrauchsfertige Paste auf organischer Basis) (Nassauftrag)
- StoPrefa Coll 0,8 bis 1,5 -
(gebrauchsfertige Paste auf organischer Basis) (Nassauftrag)
- StoPrefa Coll 500 ca. 1,3 -
(gebrauchsfertige Paste auf organischer Basis) (Nassauftrag)
Mit Profilen mechanisch befestigtes WDVS und
zusiatzlichem Klebemortel:
e Warmedammstoff
Werkmalig vorgefertigtes expandiertes Polystyrol (EPS)
nach EN 13163:2008
- Standard-EPS - 60 bis 200

e Zusitzliche Klebemortel
(wie im geklebten WDVS)

Z4806.13
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Bestandteile (siehe Abschnitt 2.3 fir ndhere Beschrei-
bung, Eigenschaften und Leistungen)

Auftragsmenge
[kg/m?]

Dicke
[mm]

Dammstoff
mit
zugehoriger
Befesti-
gungsart

¢ Profile
- "Sto-Halteleiste PVC" und
- "Sto-Verbindungsleiste PVC"
Polyvinylchlorid (PVC) — Profile
e Diibel fiir Profile
- ejotherm SK U
- WS8L
- WS8N
ejotherm SDK U
IsoFux ND-8Z
SDF-K plus, SDF-S plus
ejotherm NK U

Mit Diibeln mechanisch befestigtes WDVS und
zusiatzlichem Klebemortel:

¢ Warmedammstoff

WerkmalRig vorgefertigtes expandiertes Polystyrol (EPS)
nach EN 13163:2008

- Standard-EPS
- Elastifiziertes EPS

e Zusatzliche Klebemértel
(wie im geklebten WDVS)

¢ Diibel fiir Warmedammstoff

alle Diibel mit ETA nach ETAG 0147 mit dem unter
Abschnitt 2.3.2 aufgefuhrten Eigenschaften

60 bis 400
60 bis 200

Unterputz

StoArmat Classic plus

Gebrauchsfertige Paste (ohne Zement): Acrylat-Copolymer-
Bindemittel, silikatische Fllstoffe, Fasern und Additive
StoArmat Classic plus QS

Gebrauchsfertige Paste (ohne Zement): Acrylat —Bindemittel
in wassriger Ldsung, silikatische Fullstoffe, Fasern und
spezifische Additive

(Verarbeitungstemperatur zwischen 0 °C und 15 °C):

3,5 bis 4,0

ca. 3,5

*

2,5 bis 3,0

ca. 2,0

min. 1,8
(trocken)

Textilglas-
Gitter-
gewebe

Sto-Glasfasergewebe

Alkalibestandiges und schiebefestes Textilglas-Gitter-
gewebe mit einem Flachengewicht von ca. 150 g/m? und
einer Maschenweite von ca. 6,0 mm x 6,0 mm.
Sto-Glasfasergewebe F

Alkalibestandiges und schiebefestes Textilglas-Gitter-
gewebe mit einem Flachengewicht von ca. 160 g/m? und
einer Maschenweite von ca. 4,0 mm x 4,0 mm.

Z4806.13

ETAG 014

Putzschichten

Kunststoffdibel zur Befestigung von auRenseitigen Warmedamm-Verbundsystemen in
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Bestandteile (siehe Abschnitt 2.3 fir ndhere Beschrei- Auftragsmenge Dicke
bung, Eigenschaften und Leistungen) [kg/m?] [mm]
Textilglas- | Sto-Fibre de Verre Ra 60 - -
Gitter- | Alkalibestandiges und schiebefestes Textilglas-Gitter-
gewebe | gewebe mit einem Flachengewicht von ca. 175 g/m? und
einer Maschenweite von ca. 4,0 mm x 4,0 mm.
Sto-Panzergewebe - -
(verstarktes Gewebe, Einbau zusatzlich zum oben
genannten Gewebe zur Erhéhung der StolRfestigkeit)
Alkalibestandiges und schiebefestes Textilglas-Gitter-
gewebe mit einem Flachengewicht von ca. 500 g/m? und
einer Maschenweite von ca. 7,5 mm x 7,5 mm
Sto-Abschirmgewebe AES - -
(Spezialgewebe mit eingelegten Faden aus nichtrostendem
Stahl zur Reduzierung von elektromagnetischen
Strahlungen)
Alkalibestandiges und schiebefestes Textilglas-Gitter-
gewebe mit einem Flachengewicht von ca. 170 g/m? und
einer Maschenweite von ca. 4,0 mm x 4,0 mm
Oberputz |e Gebrauchsfertige Pasten - Acrylbindemittel:
Stolit K(KorngréfRe 1,0 bis 6,0 mm) 2,0 bis 6,5 Durch die
Stolit R (KorngréRe 1,5 bis 6,0 mm) 2,2 bis 6,1 }Korngréf{e
Stolit Effect (KorngroRe 3,0 mm) 4,5 bis 5,5 geregelt
Stolit MP (diinn-, mittel- oder dickschichtig) 2,2 bis 4,7 1,5 bis 3,5
Stolit Milano 2,0 bis 4,0 1,0" bis 2,0
Stolit K (KorngroRe 1,5 mm) + ca.2,3+ .
Stolit Mi(lano ° : ca. 3,0 2,0 bis 3,0
Sto-Ispolit K *** (Korngrof3e 1,5 — 2,5 und 3,5 mm) 2,3 bis 4,3
StoSuperlit K *** (Korngrof3e 1,5 bis 2,0 mm) 4,5 bis 6,0
StoLotusan K (KorngréRe 1,0 bis 3,0 mm) 2,0 bis 5,0
StoLotusan MP (dinn-, mittel- oder dickschichtig) 2,2 bis 4,7 1,5 bis 3,5
e Gebrauchsfertige Paste — Acrylbindemittel — in Verbindung
mit einem Farbanstrich:
StoNivellit + 3,0 bis 3,5 .
StoSilco Color 02-04lme | 10 PISTS
e Gebrauchsfertige Pasten — Acrylbindemittel — zusammen
mit klinkerartig vorgefertigten Putzteilen:
.. 3,0 bis 4,0
Sto-Klebe und Fugenmortel + 76, 64 und 48 }4,0 bis 7.0
Sto-Flachverblender I, Il und Il . "
Stlck/ m?
Oberputz | e Gebrauchsfertige Pasten — Acrylsiloxan-Bindemittel:
Sto-Silkolit K~ (KorngroRe 1,5 — 2,5 und 3,5 mm) 2,3 bis 4,3 Durch die
StoSilco K (KorngréRe 1,0 bis 3,0 mm) 2,0 bis 5,0 }Korngrﬁf&e
StoSilco R (KorngréfRe 1,5 bis 3,0 mm) 2,9 bis 4,5 geregelt”
StoSilco MP (dunn-, mittel- oder dickschichtig) 2,2 bis 4,7 1,5 bis 3,5

Z4806.13
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Bestandteile (siehe Abschnitt 2.3 fir ndhere Beschrei- Auftragsmenge Dicke
bung, Eigenschaften und Leistungen) [kg/m?] [mm]
Oberputz |e Gebrauchsfertige Pasten — Acrylbindemittel
(Verarbeitungstemperatur zwischen 0 °C und 15 °C): Durch die
Stolit QS K (KorngréRe 1,0 bis 3,0 mm) 2,0bis 4,8 ) KorngroRe
Stolit QS R (KorngréRRe 1,5 bis 3,0 mm) 2,2 bis 4,5 geregelt’
Stolit QS MP (diinn-, mittel- oder dickschichtig) 22bis4,7 | 15bis3,5
¢ Gebrauchsfertige Pasten — Acrylsiloxan-Bindemittel
(Verarbeitungstemperatur zwischen 0 °C und 15 °C): | Durch die
StoSilco QS K (Korngrée 1,0 bis 3,0 mm) 2,0 bis 5,0 KorngroRe
StoSilco QS R (KorngréfRe 1,5 bis 3,0 mm) 29bis4,5 | geregelt’
StoSilco QS MP (diinn-, mittel- oder dickschichtig) 2,2 bis 4,7 1,5 bis 3,5
e Gebrauchsfertige Pasten — Bindemittel Kaliwasserglas: Durch die
StoSiliqua K (Korngréfe 1,0 bis 3,0 mm) 2,2 bis 4,3 Korngrofle
geregelt
Dekorativer | ¢ Gebrauchsfertige Farbe mit Acrylsiloxan-Bindemittel.
Schluss- StoSilco Color 0,2 bis 0,4 I/ m? -
anstrich

Zubehor Beschreibung geman Abschnitt 3.2.2.5 der ETAG 004 und mit dem WDVS vertragliche
dekorative Schlussanstriche, die auf den Oberputz aufgebracht werden kénnen.

Die Verantwortung obliegt dem Zulassungsinhaber.

Die Mindestdicke des Putzsystems (Unterputz + Oberputz) betragt 4,0 mm.
Abhangig von dem Format der Flachverblender (1, Il oder IIl).
Nur zu verwenden mit dem Unterputz "StoArmat Classic plus"

ek

1.2 Verwendungszweck

Das WDVS wird verwendet zur auflenseitigen Warmedadmmung von Gebdudewanden aus
Mauerwerk (Ziegeln, Blocken, Steinen ....) oder Beton (Baustellenbeton oder vorgefertigte
Platten) mit und ohne Putz (Klasse A1 oder A2 -s1,d0 nach EN 13501-1:2007). Es ist so zu
bemessen, dass es der Wand, auf die es aufgebracht wird, eine ausreichende Warmedammung
verleiht.

Das WDVS ist kein lasttragendes Bauteil. Es tragt nicht direkt zur Standsicherheit der Wand bei,
auf die es aufgebracht ist, aber es kann zur Dauerhaftigkeit der Wand beitragen, indem es fir
einen verbesserten Schutz gegen Witterungseinflisse sorgt.

Das WDVS kann auf bereits bestehenden vertikalen Wanden (Sanierung) oder neuen Wanden
verwendet werden.

Das WDVS dient nicht zur Gewahrleistung der Luftdichtheit des Tragwerks.

Die Auswahl der Befestigungsart hangt ab von den Eigenschaften des Untergrundes, der ggf.
einer Vorbereitung bedarf (siehe Abschnitt 7.2.1 der ETAG 004), und von den nationalen
Bestimmungen.

Die Bestimmungen dieser europaischen technischen Zulassung (ETA) beruhen auf einer ange-
nommenen Nutzungsdauer des WDVS von mindestens 25 Jahren, vorausgesetzt, dass die in
den Abschnitten 4.2, 5.1 und 5.2 festgelegten Bedingungen fiir die Verpackung, den Transport,
die Lagerung, die Ausflhrung, ebenso wie fir die richtige Nutzung, die Instandhaltung und die
Reparatur erfiillt sind. Die Angaben Uber die Nutzungsdauer kénnen nicht als Garantie des Her-
stellers oder der Zulassungsstelle ausgelegt werden, sondern sind lediglich als Hilfsmittel zur
Auswahl der richtigen Produkte im Hinblick auf die erwartete wirtschaftlich angemessene
Nutzungsdauer des Bauwerks zu betrachten.

Z4806.13 8.04.04-94/12
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Merkmale der Produkte und Nachweisverfahren

Allgemeines

Institut
fir

Die Beurteilung der Brauchbarkeit des WDVS fir den vorgesehenen Verwendungszweck
gemal den wesentlichen Anforderungen erfolgte in Ubereinstimmung mit ETAG 004, "Leitlinie
fur europaische technische Zulassungen fir aul3enseitige Warmedamm-Verbundsysteme mit
Putzschicht", Ausgabe Marz 2000 (in dieser ETA als ETAG 004 bezeichnet).
Eigenschaften (der Bestandteile, sowie des WDVS) die weder in dieser ETA noch in den
Anhangen aufgefiuhrt sind, missen den Angaben entsprechen, die in der technischen
Dokumentation dieser ETA festgelegt sind.

Merkmale des Warmedamm-Verbundsystems

Brandverhalten

Putzsystem: Angegebener Klasse nach Angegebener Klasse nach
Unterputz mit Oberputz | maximaler Gehalt | EN 13501-1: | maximaler Gehalt | EN 13501-1:
wie nachstehend organischer 2007 organischer 2007
angegeben Bestandteile Bestandteile
"StoArmatClassic plus" "StoArmat Classic plus QS"
Stolit K/R (KorngréRe Unterputz< 7,6 % C—s2d0 Unterputz < 9,3 %
3,5 bis 6,0 mm) Oberputz < 9,8 % ’ Oberputz < 9,8 %
Stolit K/IR (Korngréle
10w30mm) C—s2.d0
Stolit Effect/MP
Stolit Milano
Stolit K1.5 + Stolit Milano
Sto-Ispolit K~ -
Unterputz < 7,6 % B_s2d0 Unterputz < 9,3 %
StoLotusan K/MP Oberputz < 9,8 % ’ Oberputz < 9,8 %
StoNivellit + C-s2,d0
StoSilco Color
Sto-Silkolit K * -
StoSilco KIR/MP
Stolit QS K/R/MP C-s2,d0
StoSilco QS K/R/MP
Sto-Klebe- und Unterputz< 7,6 % Unterputz < 9,3 %
Fugenmortel + | operputz <84 % | B~ 529 | Oberputz < 8,4 % -
Sto-Flachverblender pulz = .2 pulz = c.% 7
oot F (keine F (keine
gtggﬁipigltKK - Leistung - Leistung
q festgestellt) festgestellt)
nur zu verwenden mit dem Unterputz "StoArmat Classic plus”
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Montage und Befestigung, WDVS mit dem Unterputz "StoArmat Classic plus"
Klasse B —s2,d0

(fur alle Endnutzungsanwendungen gemaf Abschnitt 1.2 der ETA)

Die Beurteilung des Brandverhaltens basiert auf Prifungen mit einer maximalen Dammstoff-
dicke von 180 mm (Prifung nach EN 13823:2002 — SBI-Test) bzw. 50 mm (Priifung nach
EN ISO 11925-2:2002) und einer maximalen Rohdichte des Dammstoffs (EPS) von 20 kg/m?3,
sowie einem organischen Putzsystem mit maximalem organischen Gehalt.

Der Hersteller des gepriiften EPS ist in der technischen Dokumentation dieser ETA hinterlegt.
EPS mit héherer Rohdichte als geprift oder mit anderer chemischer Zusammensetzung oder
eines anderen Herstellers, das die Anforderungen des Abschnitts 2.3.1 erflllt und beim DIBt
hinterlegt ist, darf verwendet werden, wenn bei Prifung von Proben mit einer Dicke von 10 mm
und mit der groRtmaoglichen Rohdichte, die Anforderungen der Klasse E nach EN 13501-1:2007
erfullt werden.

Fur die Putzsysteme mit den organischen Oberputzen basiert die Beurteilung des Brandver-
haltens auf Priifungen mit einer Korngrofie von 3 mm.

Fur die Putzsysteme mit dem Oberputz "Sto-Klebe- und Fugenmortel + Sto-Flachverblender”
basiert die Beurteilung des Brandverhaltens auf Prifungen mit Schichtdicke von ca. 6 mm.

Fir den SBI-Test wurde das WDVS direkt auf einer 11 mm dicken Kalziumsilikatplatte (Klasse
A2 - s1,d0) nach EN 13238:2001 befestigt.

Fur die Prifung nach EN ISO 11925-2:2002 wurde keine Tragerplatte verwendet.

Die Verarbeitung des WDVS erfolgte durch den Zulassungsinhaber entsprechend seinen Verar-
beitungsrichtlinien unter Verwendung eines einfachen Gewebes "Sto-Panzergewebe" Uber dem
gesamten Probekdrper (ohne Uberlappung des Textilglas-Gittergewebes).

Die Probekoérper wurden vorgefertigt und enthielten keinerlei Fugen.

Fur den SBI-Test wurden die seitlichen Kanten des Probekoérpers mit dem Putzsystem beschich-
tet.

Fur die Prifung nach EN ISO 11925-2:2002 wurden die Kanten des Probekoérpers nicht mit dem
Putzsystem beschichtet (offene Schnittkanten). Die Prifungen wurden mit Oberflachenbeflam-
mung auf der vorderen Seite durchgefihrt und mit Kantenbeflammung.

Dubel waren in dem gepriiften WDVS nicht enthalten, da sie keinen Einfluss auf das Prifer-
gebnis haben.

Montage und Befestigung, WDVS mit dem Unterputz "StoArmat Classic plus"
Klasse C —s2,d0

(fir alle Endnutzungsanwendungen gemal’ Abschnitt 1.2 der ETA)

Die Beurteilung des Brandverhaltens basiert auf Prifungen mit einer maximalen Dammstoff-
dicke von 180 mm (Prifung nach EN 13823:2002 — SBI-Test) bzw. 40 mm (PriUfung nach
EN ISO 11925-2:2002) und einer maximalen Rohdichte des Dammstoffs (EPS) von 20 kg/m?3,
sowie dem organischen Putzsystem mit maximalem organischen Gehalt.

Der Hersteller des gepruften EPS ist in der technischen Dokumentation dieser ETA hinterlegt.
EPS mit héherer Rohdichte als gepriift oder mit anderer chemischer Zusammensetzung oder
eines anderen Herstellers, das die Anforderungen des Abschnitts 2.3.1 erfiillt und beim DIBt
hinterlegt ist, darf verwendet werden, wenn bei Priifung von Proben mit einer Dicke von 10 mm
und mit der groRtmaglichen Rohdichte, die Anforderungen der Klasse E nach EN 13501-1:2002
erfullt werden.

Die Beurteilung des Brandverhaltens basiert auf Priifungen des Putzsystems mit einer Korn-
grélRe des Oberputzes von 6 mm.

Far den SBI-Test wurde das WDVS direkt auf eine Kalziumsilikatplatte (Klasse A2 - s1,d0) nach
EN 13238:2001 befestigt.

Fur die Prifung nach EN ISO 11925-2:2002 wurde keine Tragerplatte verwendet.

8.04.04-94/12
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Die Verarbeitung des WDVS erfolgte durch den Zulassungsinhaber entsprechend seinen Verar-
beitungsrichtlinien unter Verwendung eines einfachen Gewebes "Sto-Glasfasergewebe" Uber
dem gesamten Probekoérper (ohne Uberlappung des Textilglas-Gittergewebes).

Die Probekoérper wurden vorgefertigt und enthielten keinerlei Fugen.

Fur den SBI-Test wurden die seitlichen Kanten des Probekoérpers mit dem Putzsystem beschich-
tet.

Fur die Prufung nach EN ISO 11925-2:2002 wurden die Kanten des Probekoérpers nicht mit dem
Putzsystem beschichtet (offene Schnittkanten). Die Prifungen wurden mit Oberflachenbeflam-
mung auf der vorderen Seite durchgefihrt und mit Kantenbeflammung.

Dubel waren in dem gepriiften WDVS nicht enthalten, da sie keinen Einfluss auf das Prifer-
gebnis haben.

Montage und Befestigung, WDVS mit dem Unterputz "StoArmat Classic plus QS"
Klasse C —s2,d0

(fir alle Endnutzungsanwendungen gemaf’ Abschnitt 1.2 der ETA)

Die Beurteilung des Brandverhaltens basiert auf Prifungen mit einer maximalen Dammstoff-
dicke von 100 mm (Prifung nach EN 13823:2002 — SBI-Test und nach EN ISO 11925-2:2002)
und einer maximalen Rohdichte des Dammstoffs (EPS) von 20 kg/m3, sowie dem organischen
Putzsystem mit maximalem organischen Gehalt.

Der Hersteller des gepruften EPS ist in der technischen Dokumentation dieser ETA hinterlegt.
EPS mit hoherer Rohdichte als gepriift oder mit anderer chemischer Zusammensetzung oder
eines anderen Herstellers, das die Anforderungen des Abschnitts 2.3.1 erfillt und beim DIBt
hinterlegt ist, darf verwendet werden, wenn bei Priifung von Proben mit einer Dicke von 10 mm
und mit der groRtmaglichen Rohdichte, die Anforderungen der Klasse E nach EN 13501-1:2002
erfullt werden.

Die Beurteilung des Brandverhaltens basiert auf Priiffungen des Putzsystems mit einer Korn-
grélRe des Oberputzes von 6 mm.

Fur die Prifung nach EN ISO 11925 wurde das WDVS direkt auf einer Putztragerplatte (Klasse
A2 - s1,d0) nach EN 13238 befestigt.

Die Verarbeitung des WDVS erfolgte durch den Zulassungsinhaber entsprechend seinen Verar-
beitungsrichtlinien unter Verwendung eines einfachen Gewebes "Sto-Glasfasergewebe" Uber
dem gesamten Probekoérper (ohne Uberlappung des Textilglas-Gittergewebes).

Die Probekoérper wurden vorgefertigt und enthielten keinerlei Fugen.

Fir den SBI-Test wurden die seitlichen Kanten des Probekoérpers mit dem Putzsystem beschich-
tet.

Fur die Prifung nach EN ISO 11925-2:2002 wurden die Kanten des Probekoérpers nicht mit dem
Putzsystem beschichtet (offene Schnittkanten). Die Prifungen wurden mit Oberflachenbeflam-
mung auf der vorderen Seite durchgefiihrt und mit Kantenbeflammung.

Dubel waren in dem gepriiften WDVS nicht enthalten, da sie keinen Einfluss auf das Prifer-
gebnis haben.

Anmerkung:

Ein europaisches Referenzszenario fir das Brandverhalten von Fassaden steht noch aus. In
einigen Mitgliedstaaten ist die Klassifizierung von WDVS nach EN 13501-1:2007 fir die Ver-
wendung in Fassaden mdglicherweise nicht ausreichend. Um den Vorschriften solcher Mitglied-
staaten zu entsprechen, kann eine zusatzliche Beurteilung des WDVS nach nationalen Bestim-
mungen (z. B. auf der Grundlage eines Grol3versuchs) erforderlich sein, bis das europaische
Klassifizierungssystem erganzt worden ist.
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Wasseraufnahme (Priufung der Kapillarwirkung)

Wasseraufnahme nach | Wasseraufnahme nach

Unterputz 1 h < 1kg/m? 24 h < 0.5 kg/m?

StoArmat Classic plus X X

StoArmat Classic plus QS X X

Putzsystem: Wasseraufnahme nach 24 h

Beide Unterputz mit Oberputz

wie nachstehend angegeben < 0,5 kg/m* 2 0,5 kg/m?

Stolit K/R/Effect/MP

Stolit Milano

Stolit K1.5 + Stolit Milano

Sto-Ispolit K

StoLotusan K/MP

Sto-Klebe- und Fugenmértel + Sto-Flachverblender *

StoSuperlit K~

StoNivellit + StoSilco Color

Sto-Silkolit K *

StoSilco K/IR/MP

Stolit QS K/R/MP

StoSilco QS K/R/MP

X IX X [ X | X [X[|X|[X|X|[X|X|X]|X

StoSiliqua K

nur zu verwenden mit dem Unterputz "StoArmat Classic plus

Hygrothermisches Verhalten

Hygrothermische Zyklen wurden an einer Prifwand durchgefuhrt. Keiner der folgenden Méangel
ist wahrend der Priifung aufgetreten:

- Blasenbildung oder Abblattern von einer Schlussbeschichtung

- Versagen oder Rissbildung, im Zusammenhang mit Fugen zwischen den Dammplatten oder
Profilen, die mit dem System verbunden sind

- Loslésung der Putzschicht

- Rissbildung, die ein Eindringen von Wasser in die Dammschicht ermdglicht

Das WDVS ist dementsprechend als widerstandsfahig gegen hygrothermische Zyklen beurteilt
worden.

Frost/Tau-Verhalten

Die Wasseraufnahme sowohl des Unterputzes als auch des Putzsystems betragt nach
24 Stunden weniger als 0,5 kg/m? fur alle Kombinationen des WDVS. Das WDVS ist dem-
entsprechend als frost/taubestandig beurteilt worden.

Widerstand gegen StoBbeanspruchung

Die nachgewiesene Festigkeit gegen Stol} mit hartem Koérper und gegen Durchstof3 (wenn erfor-
derlich) ergeben die nachfolgende Einstufung in Kategorien (Standardgewebe: "Sto-Glasfaser-
gewebe", "Sto-Glasfasergewebe F" oder "Sto-Fibre de Verre Ra 60").

8.04.04-94/12
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Einlagiges "Sto- Zweilagiges Gewebe: | Standard-
Putzsystem: Standardgewebe Abschirm- | Sto-Glasfaser-gewebe | gewebe +
Unterputz mit + gewebe + Sto-
Obehrptutﬁ W'g "StoArmat | "StoArmat S’At‘EAS N . | "StoArmat | "StoArmat Panzir-
nachs eb en Classic Classic C(I) rma Classic Classic giW?h e
angegeben plus" plus QS" ass'!c plus" plus QS" o)
plus base coats
Stolit Kategorie | Kategorie | Kategorie | Kategorie . .
K/R/Effect/MP I I I I Kategorie | | Kategorie |
Stolit Milano Kateﬁ;one Kateﬁ;one Katel?orle Katel?orle Kategorie | | Kategorie |
Stolit K1.5 + Kategorie | Kategorie | Kategorie . . .
Stolit Milano I I I Kategorie | | Kategorie | | Kategorie |
Sto-Ispolit K’ Kateﬁ;one - npd Katel?orle - Kategorie |
StoLotusan K/IMP Kateﬁ;one Kateﬁ;one Katel?orle Katel?orle Kategorie | | Kategorie |
Sto-Klebe- und
Fugenmdrtel/Sto- | Kategorie | - Kategorie | | Kategorie | - Kategorie |
Flachverblender’
StoSuperlit K’ Katelglgone - Katel?orle Kategorie | - Kategorie |
StoNivellit + Kategorie | Kategorie | Kategorie | Kategorie . .
StoSilco Color i I I I Kategorie | | Kategorie |
Sto-Silkolit K’ Katelglgone - npd Katel?orle - Kategorie |
StoSilco KIR/MP Katelglgone Katelglgone Katel?orle Katel?orle Kategorie | | Kategorie |
Stolit QS K/R/MP Katelglyorle Katelglyorle Katel?orle Katel?orle Kategorie | | Kategorie |
StoSilco QS Kategorie | Kategorie | Kategorie . . .
K/R/MP h h I Kategorie | | Kategorie | | Kategorie |
StoSiliqua K Katelglgone Katelglgone npd Katel?orle Kategorie | | Kategorie |
" nur zu verwenden mit dem Unterputz "StoArmat Classic plus”
2.2.6 Wasserdampfdurchlassigkeit
Putzsystem:
Untergutz mit Ober - Diffusionsaquivalente Luftschichtdicke sq4
putz wie nach-
stehend angegeben | "StoArmat Classic plus” "StoArmat Classic plus QS"
: < 1.5 m (Ergebnis ermittelt mit < 1.0 m (Ergebnis ermittelt mit
Stolit K/R/ Effect/MP Stolit K2: 1,0 m) Stolit K2: 0,85 m)
T < 1,5 m (Ergebnis ermittelt mit < 1,0 m (Ergebnis ermittelt mit
Stolit Milano d=1mm:1,1m) d =1 mm: 0,95 m)
Stolit K1.5 + <2,0m (Ergebnis ermittelt mit <2,0 m (Ergebnis ermittelt mit
Stolit Milano d=2,5mm: 1,4 m) d=2,5mm: 1,3 m)

Z4806.13
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Putzsystem:
Unterputz mit Ober -

Diffusionsaquivalente

Luftschichtdicke sq

putz wie nach-
stehend angegeben

"StoArmat Classic plus”

"StoArmat Classic plus QS"

Sto-Ispolit K’

<1,0 m (Ergebnis ermittelt mit
d=25mm: 0,41 m)

StoLotusan K/IMP

<1,0 m (Ergebnis ermittelt mit
StoLotusan K2: 0,8 m)

< 1,0 m (Ergebnis ermittelt mit
StoLotusan K2: 0,7 m)

Sto-Klebe- und Fu-
genmortel + Sto-
Flachverblender’

< 1,0 m (Ergebnis ermittelt mit
GroRe lll: 0,8 m)

StoSuperlit K’

< 1,0 m (Ergebnis ermittelt mit
"Farbsand" (farbgebende nach-
lackierte Kérnung) K2: 1,0 m)
(Ergebnis ermittelt mit "Silmer"
(farbgebende natiirliche
Kérnung) K2: 0,9 m)

StoNivellit +
StoSilco Color

<1,0 m (Ergebnis: 0,9 m)

<1,0 m (Ergebnis: 0,75 m)

Sto-Silkolit K’

< 1,0 m (Ergebnis ermittelt mit
d=2,5mm: 0,81 m)

StoSilco K/IR/MP

< 1,0 m (Ergebnis ermittelt mit
StoSilco K2: 0,9 m)

< 1,0 m (Ergebnis ermittelt mit
StoSilco K2: 0,75 m)

Stolit QS K/R/MP

< 1,0 m (Ergebnis ermittelt mit
Stolit QS K2: 0,9 m)

< 1,0 m (Ergebnis ermittelt mit
Stolit QS K2: 0,75 m)

StoSilco QS K/R/MP

< 1,0 m (Ergebnis ermittelt mit
StoSilco QS K2: 0,9 m)

< 1,0 m (Ergebnis ermittelt mit
StoSilco QS K2: 0,75 m)

StoSiliqua K

< 1,0 m (Ergebnis ermittelt mit
StoSiliqua K2: 0,7 m)

< 1,0 m (Ergebnis ermittelt mit
StoSiliqua K2: 0,55 m)

*

nur zu verwenden mit dem Unterputz "StoArmat Classic plus”

Abgabe gefahrlicher Stoffe oder Strahlung

Das WDVS stimmt mit den Bestimmungen von Leitpapier H ("Ein harmonisiertes Konzept fur
gefahrliche Stoffe nach der Bauproduktenrichtlinie, Gberarbeitet August 2002”) liberein.

In Ergénzung zu den spezifischen Bestimmungen dieser ETA, die sich auf gefahrliche Stoffe
beziehen, kénnen die Produkte im Geltungsbereich dieser Zulassung weiteren Anforderungen
unterliegen (z. B. umgesetzte europaische Gesetzgebung und nationale Rechts- und Verwal-
tungsvorschriften). Um die Bestimmungen der Bauproduktenrichtlinie zu erfillen, missen ggf.
diese Anforderungen ebenfalls eingehalten werden.

227
228 Standsicherheit
2.2.8.1 Haftzugfestigkeiten

Haftzugfestigkeit zwischen Unterputz und Warmedammstoff (EPS)

Konditionierung
Unterputz Anfangs- Nach hygrother- Nach Frost/Tau-
zustand mischen Zyklen wechsel-Versuch
StoArmat Classic plus > 0,08 MPa > 0,08 MPa Prufung nicht
erforderlich, da
. Frost/Tau-Zyklen nicht
StoArmat Classic plus QS > 0,08 MPa > 0,08 MPa notwendig

Z4806.13
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Haftzugfestigkeit zwischen Klebemortel und Untergrund bzw. Warmedammstoff (EPS)

Konditionierung
Untergrund Anfanas- 2-tiagige Wasser- | 2-tagige Wasser-
Klebemortel bzw. Wéarme- zustagd lagerung + lagerung + 7-tagige
dammstoff 2 h Trocknung Trocknung
Bet > > >
Sto-Baukleber eton 0,25 MPa 0,08 MPa 0,25 MPa
EPS > 0,08 MPa > 0,03 MPa > 0,08 MPa
Beton > 0,25 MPa > 0,08 MPa > 0,25 MPa
StoLevell Duo Plus
EPS > 0,08 MPa > 0,03 MPa > 0,08 MPa
) Beton > 0,25 MPa > 0,08 MPa > 0,25 MPa
StoLevell Uni
EPS > 0,08 MPa > 0,03 MPa > 0,08 MPa
. . Beton > 0,25 MPa > 0,08 MPa > 0,25 MPa
Elteot;gr'SperS'O“s' Ziegel > 0,25 MPa > 0,08 MPa > 0,25 MPa
EPS > 0,08 MPa > 0,03 MPa > 0,08 MPa
Beton > 0,25 MPa > 0,08 MPa > 0,25 MPa
StoPrefa Coll Ziegel > 0,25 MPa > 0,08 MPa > 0,25 MPa
EPS > 0,08 MPa > 0,03 MPa > 0,08 MPa
Beton > 0,25 MPa > 0,08 MPa > 0,25 MPa
StoPrefa Coll 500 | Ziegel > 0,25 MPa > 0,08 MPa > 0,25 MPa
EPS > 0,08 MPa > 0,03 MPa > 0,08 MPa

Klebeflache:

Fur das geklebte WDVS betragt die
Klebeflache 40 %.

2.2.8.2 Festigkeit der Befestigung (Querverschiebung)
Prafung nicht erforderlich, da das WDVS das folgende Kriterium nach Abschnitt 5.1.4.2 der

ETAG 004 erfiillt:

- E- d<50000 N/mm
(E: Elastizitatsmodul des Unterputzes ohne Bewehrung — d: Dicke des Unterputzes)

2.2.8.3 Widerstand gegen Windlasten
Standsicherheit von mit Profilen mechanisch befestigten WDVS

nach ETAG 004, Abschnitt 6.1.4.1.3 ermittelte minimale

Die nachfolgend angegebenen Versagenslasten gelten nur fir die genannten Kombinationen
der Eigenschaften der Bestandteile und die in Abschnitt 2.3.1 aufgeflhrten Eigenschaften des

Warmedammestoffes.

(Standard-EPS)

Eigenschaften des EPS | Dicke

Abmessungen 500 mm x 500 mm
=60 mm

Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene =150 kPa

Schermodul = 1,0 N/mm?

Versagenslasten
[N/ Platte]
(Statischer Schaum-
blockversuch)

profile

Horizontale Halteprofile alle 30 cm befestigt
und 49,4 cm lange vertikale Verbindungs-

Mindestwert: 950
Mittelwert: 1010

Z4806.13
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Standsicherheit von mit Diibeln mechanisch befestigten WDVS

Die nachfolgend angegebenen Versagenslasten gelten nur fir die genannten Kombinationen
der Eigenschaften der Bestandteile und die in Abschnitt 2.3.1 aufgeflhrten Eigenschaften des

Warmedammestoffes.

Gilt fur alle in Abschnitt 1.1 aufgeflihrten Dlbel bei oberflachenbilindiger Montage

Eigenschaften | Dicke 260 mm
des EPS S
Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene =100 kPa
(Standard- Ugtestigkel 2
EPS) Schermodul 21,0 N/mm?
Dibeltellerdurchmesser @ 60 mm @90 mm

Dubel nicht im Bereich der Plattenfuge
Versagenslast | (Statischer Schaumblockversuch)

R | Mindestwert: 510 | Mindestwert: 720
Flache | Mittelwert:

520 | Mittelwert: 730

[N] Dubel im Bereich der Plattenfuge
(Durchziehversuch)

R Mindestwert: 400 | Mindestwert: 430
Fuge | Mittelwert:

430 | Mittelwert: 470

Gilt fur alle in Abschnitt 1.1 aufgeflihrten Dlbel bei oberflachenblindiger Montage

Eigenschaften | Dicke 260 mm
des_ EPS Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene = 80 kPa
(Elastifiziertes
EPS) Schermodul 20,3 N/mm?2
Dibeltellerdurchmesser & 60 mm

Dibel nicht im Bereich der Plattenfuge Re.s Mindestwert: 350

Versagenslast | (Statischer Schaumblockversuch) Flache Mittelwert: 360
[N] Diibel im Bereich der Plattenfuge R Mindestwert: 300
(Durchziehversuch) Fuge Mittelwert: 310

Die o. g. Versagenslasten fur einen Dubeltellerdurchmesser von 60 mm gelten fur folgende
Dubel mit versenkter Montage nur unter folgenden Bedingungen:

Dibel

EPS-Dicke [d]

Einbaubedingungen’

ejotherm STR U,
ejotherm STR U 2G
(ETA-04/0023)

100 mm >d >80 mm
(fur Standard- und
elastifiziertes EPS)

— Maximale Einbautiefe des Dubeltellers:
15 mm (2 Dicke der Dammstoff-Rondelle)

— Maximale Schneidblech-Tiefe: 5 mm

>100 mm
(far Standard- und
elastifiziertes EPS)

— Maximale Einbautiefe des Dibeltellers:
15 mm (£ Dicke der Dammstoff-Rondelle)

— Maximale Schneidblech-Tiefe: 20 mm

IsoFux NDT8LZ
(ETA-05/0080)

>80 mm
(fur Standard- und
elastifiziertes EPS)

— Maximale Senktiefe: 20 mm

TERMOZ 8 SV
(ETA-06/0180)

>80 mm
(nur fir Standard-EPS)

— Maximale Einbautiefe des Dibeltellers:
15 mm (£ Dicke der Dammstoff-Rondelle)

Entsprechend der jeweiligen Dubel-ETA

Der Widerstand gegen Windlasten Ry des WDVS wird wie folgt berechnet:

R, = RFl.éiche ’ r]FIéiche +RFuge ’ nFuge
4=

8.04.04-94/12




Elektronische Kopie der ETA des DIBt: ETA-09/0058

Deutsches
Institut

fir
Bautechnik

Europédische Technische Zulassung
ETA-09/0058 Seite 15 von 24 | 20. Juni 2013

229

2.2.10

Z4806.13

Nrsche-Anzahl (je m2) der Dibel, die nicht im Bereich der Plattenfuge angeordnet sind
NFuge: Anzahl (je m?) der Duibel, die im Bereich der Plattenfuge angeordnet sind
v: nationaler Sicherheitsfaktor

Warmedurchlasswiderstand

Der von dem WDVS erbrachte zusatzliche Nennwert des Warmedurchlasswiderstands R zum
Wanduntergrund wird berechnet nach EN ISO 6946:2007 aus dem Nennwert des Warme-
durchlasswiderstands des Warmedammstoffes Rp, gegeben mit der CE-Kennzeichnung, und
dem Warmedurchlasswiderstand des Putzsystems Renger, der etwa 0,02 (m?2- K)/W betragt.

R= RD + Rrender

Die durch Dibel verursachten Warmebriicken erhéhen den Warmedurchgangskoeffizienten U.
Dieser Einfluss ist gema EN I1ISO 6946:2007 zu berlcksichtigen.

Us=U+y%," n Korrigierter Warmedurchgangskoeffizient
mit: X, n Einfluss der Warmebriicken
n Anzahl der Dubel pro m?
Xp oOrtlicher Einfluss der durch einen Dubel verursachten Warme-

briicke. Es kénnen die nachfolgend angegebenen Werte angesetzt
werden, wenn die Zulassung des Dulbels hierlber keine Angabe

enthalt.

e = 0,004 W/K bei Diibeln mit galvanisch verzinkter Stahlschraube und mit einem
mit Kunststoffmaterial bedeckten Dibelkopf

Xp = 0,002 W/K bei Dibeln mit Schraube aus nichtrostendem Stahl mit einem mit

Kunststoffmaterial bedeckten Dibelkopf und bei Dibeln, bei denen
sich am Kopf der Schraube ein Luftzwischenraum befindet

Die durch Profile verursachten Warmebricken sind vernachlassigbar.
Aspekte der Dauerhaftigkeit und Gebrauchstauglichkeit
Haftzugfestigkeit nach Alterung:

Stolit K/R/Effect/MP
Stolit Milano

Stolit K1.5 + Stolit Milano
Sto-Ispolit K’

StoLotusan K/IMP

Putzsystem: Sto-Klebe- und Fugenmortel +

Beide Unterputze mit Sto-Flachverblender > 0.08 MPa

Oberputz wie StoSuperlit K’
nachstehend angegeben | StoNivellit + StoSilco Color

Sto-Silkolit K’
StoSilco KIR/MP
Stolit QS K/R/MP
StoSilco QS K/R/MP
StoSiliqua K

nur zu verwenden mit dem Unterputz "StoArmat Classic plus"
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Detaillierte Angaben (ber die chemische Zusammensetzung und weitere Eigenschaften der
Bestandteile, entsprechend Anhang C der ETAG 004, sind beim DIBt hinterlegt.

Weitere Informationen konnen den Produktdatenblattern entnommen werden, die Teil der tech-

nischen Dokumentation dieser ETA sind.
Warmedammstoff

Es sind werkmaRig vorgefertigte unbeschichtete Platten aus expandiertem Polystyrol (EPS)
nach EN 13163:2008 mit den in der nachfolgenden Tabelle beschriebenen Eigenschaften zu

verwenden.

Fur mechanisch befestigtes

WDVS
. . Fur geklebtes — - -
Beschreibung und Eigenschaften WDVS mit Diibeln und | mit Profilen und
zusatzlichem zusatzlichem
Klebemortel Klebemortel
Brandverhalten; EN 13501-1:2007 Klasse E

Warmedurchlasswiderstand
[(m2K)/W]

Festgelegt in der CE-Kennzeichnung mit Bezug auf
EN 13163:2008

GrenzabmafRe

Ebenheit [mm/m]; EN 825:1994

+ 0,6 % oder +£ 3 mm,
der gréRRere numerische Wert ist ma3gebend
(Klasse L1 oder Klasse L2)

Dimensionsstabilitat

- bei definierten Temperatur-
und Feuchtebedingungen [%];
EN 1604:1996

2 (Stufe DS(70,-)2 oder Stufe DS(70,-)1)

Wasseraufnahme

(bei langzeitigem teilweisen Eintauchen) Wi <0,5

[kg/m?]; EN 12087:1997

Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl; u=20-70

EN 12086:1997

Zugfestigkeit senkrecht zur Pl*gttenebene

unter trockenen Bedingungen [kPal];

EN 1607:1996

-Standard-EPS ] om=80 | om=100 | Om 2150
- Elastifiziertes EPS™ Omt > 80 Omt > 80 nicht verwendet
Biegefestigkeit™ [kPa]; EN 12089:1997 oy > 50

Rohdichte [kg/m?]; EN 1602:1996 Pa <30

Scherfestigkeit™ [kPa]; EN 12090:1997

20 <, <170
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Fir mechanisch befestigtes
.. WDVS
. . Fur geklebtes —— - -

Beschreibung und Eigenschaften WDVS mit Diibeln und | mit Profilen und

zusatzlichem zusatzlichem

Klebemortel Klebemortel
Schermodul [MPa]; EN 12090:1997
-Standard-EPS 10<Gn<38
- Elastifiziertes EPS™ 03<G,<10 | 03<G,<1,0 [nicht verwendet

Prifung der Eigenschaften siehe EN 13163:2008.

Siehe Bestimmungen fiir das EPS in Abschnitt 2.2.1.

::* Kleinstwert aller Einzelwerte
Elastifiziertes EPS wird aus Standard-EPS hergestellt, welches kurzzeitig eine hohe Druckbelastung erhalt, um
die dynamische Steifigkeit zu verringern.
Der Schallschutz der gesamten Wandkonstruktion wird, bezogen auf ein WDVS mit Standard-EPS, bei

Anwendung von elastifiziertem EPS verbessert.

Warmedammstoffe flir mechanisch befestigte WDVS mit Profilen missen umlaufend an den
Kanten, 24 mm von der inneren Oberflache, eine ca. 3 mm breite und 13 bis 18 mm tiefe Nut im
Werk eingeschnitten bekommen.

Diibel

In den mechanisch befestigten WDVS diirfen alle Diibel mit ETA nach ETAG 014’ mit den nach-
folgenden Eigenschaften verwendet werden:

- Dubeltellerdurchmesser 2 60 mm bzw. 2 90 mm
- Tellersteifigkeit = 0,3 kKN/mm
- Tragfahigkeit des Dubeltellers = 1,0 kN

Diese Eigenschaften und die charakteristische Zugtragfahigkeit der Dibel sind der ent-
sprechenden ETA zu entnehmen.

In den mit Profilen mechanisch befestigten WDVS sind flr die Befestigung der horizontalen
Halteprofile die in der Tabelle in Abschnitt 1.1 aufgefihrten Dibel nach der jeweilig ange-
gebenen ETA zu verwenden.

Handelsbezeichnung ETA-Nummer
ejotherm SK U ETA-02/0018
WS 8L ETA-02/0019
WS 8N ETA-03/0019
ejotherm SDK U ETA-04/0023
IsoFux ND-8Z ETA-04/0032
SDF-K plus, SDF-S plus ETA-04/0064
ejotherm NK U ETA-05/0009
Profile

In dem mit Profilen mechanisch befestigten WDVS sind Polyvinylchlorid (PVC) - Profile, PVC-U,
EGL, 082-05-T33 nach EN ISO 1163-1:1999, mit den in Anhang 2 aufgeflihrten Abmessungen
zu verwenden.

Der Durchziehwiderstand der Befestigungen von Profilen betragt = 500 N.
Putz (Unterputz)

Bei beiden mit dem Textilglas-Gittergewebe "Sto-Glasfasergewebe" bewehrten Unterputzen
traten beim Zugversuch am Putzstreifen bei einer Dehnung von 1 % keine Risse auf.
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"Sto-Glasfaser- "Sto-Glasfaser- "Sto-Fibre de
gewebe" gewebe F" Verre Ra 60"
Kette Schuss Kette Schuss Kette Schuss
Restreil¥festigkeit nach Alterung
IN/mm] >20 >25 >20 >20 >25 >25
Relative Restreif¥festigkeit nach
Alterung in % bezogen auf die >55 >50 >50 >50 >60 >60
Festigkeit im Anlieferungszustand
"Sto-Abschirmgewebe AES"
Kette Schuss
Restreillfestigkeit nach Alterung [N/mm] >20 >25
Relative Restreil¥festigkeit nach Alterung in % > 50 > 55
bezogen auf die Festigkeit im Anlieferungszustand - -

Bewertung und Bescheinigung der Konformitat und CE-Kennzeichnung

System der Konformitatsbescheinigung

GemaR Entscheidung 97/556/EC der Europaischen Kommission® ergénzt durch 2001/596/EC®
ist abhangig vom Brandverhalten das System 1 oder 2+ der Konformitatsbescheinigung anzu-
wenden.

In Anbetracht der Klasse B und C flir das Brandverhalten des WDVS sind die Systeme der Kon-
formitatsbescheinigung System 1 im Hinblick auf die Eigenschaft Brandverhalten und System 2+
im Hinblick auf andere Eigenschaften als das Brandverhalten anzuwenden.

Diese Systeme der Konformitatsbescheinigung sind im Folgenden beschrieben:

System 1: Zertifizierung der Konformitat des Produkts durch eine zugelassene Zertifizierungs-
stelle aufgrund von:

(a) Aufgaben des Herstellers:
(1) werkseigener Produktionskontrolle;

(2) =zusatzlicher Prifung von im Werk entnommenen Proben durch den Hersteller nach
festgelegtem Prufplan;

(b) Aufgaben der zugelassenen Stelle:
(3) Erstpriufung des Produkts;
(4) Erstinspektion des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle;

(5) laufender Uberwachung, Beurteilung und Anerkennung der werkseigenen Produk-
tionskontrolle.

System 2+: Konformitatserklarung des Herstellers fiir das Produkt aufgrund von:
(a) Aufgaben des Herstellers:

(1) Erstprifung des Produkts;

(2) werkseigener Produktionskontrolle;

(3) Prifung von im Werk entnommenen Proben nach festgelegtem Priifplan.

Amtsblatt der Européischen Gemeinschaften L 229/14 vom 20.08.1997
Amtsblatt der Européischen Gemeinschaften L 209/33 vom 02.08.2001
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(b) Aufgaben der zugelassenen Stelle:
(4) Zertifizierung der werkseigenen Produktionskontrolle aufgrund von:
— Erstinspektion des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle;

— laufender Uberwachung, Beurteilung und Anerkennung der werkseigenen Produk-
tionskontrolle.

Zustandigkeiten
Aufgaben des Herstellers
Werkseigene Produktionskontrolle

Der Hersteller muss eine stéandige Eigeniberwachung der Produktion durchfiihren. Alle vom
Hersteller vorgegebenen Daten, Anforderungen und Vorschriften sind systematisch in Form
schriftlicher Betriebs- und Verfahrensanweisungen festzuhalten. Die werkseigene Produktions-
kontrolle hat sicherzustellen, dass das WDVS und seine Komponenten mit dieser europaischen
technischen Zulassung Ubereinstimmen.

Der Hersteller darf nur Rohstoffe verwenden, die in der technischen Dokumentation dieser euro-
paischen technischen Zulassung aufgefiihrt sind. Die eingehenden Rohstoffe sind durch den
Hersteller vor der Annahme zu Uberprifen.

Die werkseigene Produktionskontrolle muss mit dem Priif- und Uberwachungsplan®, der Teil
der technischen Dokumentation dieser ETA ist, Ubereinstimmen. Der Priif- und Uberwachungs-
plan® wurde zwischen dem Hersteller und dem DIBt vereinbart und ist im Zusammenhang mit
dem vom Hersteller betriebenen werkseigenen Produktionskontrollsystem festgelegt und beim
DIBt hinterlegt.

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind festzuhalten und in Ubereinstim-
mung mit den Bestimmungen des Priif- und Uberwachungsplans'® auszuwerten. Die Aufzeich-
nungen enthalten mindestens folgende Angaben:

- Bezeichnung des Produkts, der Ausgangsmaterialen und der Bestandteile,
- Art der Kontrolle oder Priifung,

- Datum der Herstellung des Produkts und Datum der Prifung des Produkts oder der Aus-
gangsmaterialen oder der Bestandteile,

- Ergebnis der Kontrolle und der Prifungen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den Anfor-
derungen,

- Unterschrift des fiir die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen.

Die Aufzeichnungen sind der mit der laufenden Uberwachung befassten zugelassenen Stelle
vorzulegen. Sie sind dem DIBt auf Verlangen vorzulegen.

Sonstige Aufgaben des Herstellers

Bei der Erstprifung des WDVS und der Bestandteile im Hinblick auf andere Eigenschaften als
das Brandverhalten sind die Ergebnisse der zur Erteilung der ETA durchgefuhrten Versuche zu
verwenden, sofern sich bei der Herstellung oder im Werk nichts andert. Anderenfalls ist die
erforderliche Erstprifung mit dem DIBt abzustimmen.

Der Hersteller hat auf der Grundlage eines Vertrags eine Stelle, die fir die Aufgaben nach
Abschnitt 3.1 fir den Bereich der WDVS zugelassen ist, zur Durchfiihrung der Malinahmen
nach Abschnitt 3.2.2 einzuschalten. Hierfiir ist der Priif- und Uberwachungsplan'® nach den
Abschnitten 3.2.1.1 und 3.2.2 vom Hersteller der zugelassenen Stelle vorzulegen.

Der Hersteller hat eine Konformitatserklarung abzugeben mit der Aussage, dass das WDVS mit
den Bestimmungen der am 20. Juni 2013 erteilten ETA-09/0058 Ubereinstimmt.

Der Priif- und Uberwachungsplan ist ein vertraulicher Bestandteil der Dokumentation dieser europaischen technischen
Zulassung, der nur der in das Konformitatsbescheinigungsverfahren eingeschalteten zugelassenen Stelle ausgehandigt
wird (siehe Abschnitt 3.2.2).
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Aufgaben der zugelassenen Stellen

Die zugelassene Stelle hat die

- Erstprifung des WDVS und der Bestandteile im Hinblick auf die Eigenschaft Brandverhalten,
- Erstinspektion des Werks und der werkseigenen Produktionskontrolle,

- laufende Uberwachung, Beurteilung und Anerkennung der werkseigenen Produktions-
kontrolle,

in Ubereinstimmung mit den im Prif- und Uberwachungsplan® festgelegten Bestimmungen
durchzuflhren.

Die zugelassene Stelle hat die wesentlichen Punkte ihrer oben angefiihrten MalRnahmen festzu-
halten und die erzielten Ergebnisse und die Schlussfolgerungen in einem schriftlichen Bericht zu
dokumentieren.

Die vom Hersteller eingeschaltete zugelassene Zertifizierungsstelle hat ein EG-Konformitats-
zertifikat fir das WDVS zu erteilen, welches die Zertifizierung der werkseigenen Produktions-
kontrolle beinhaltet, mit der Aussage, dass das WDVS mit den Bestimmungen dieser ETA (iber-
einstimmt.

Wenn die Bestimmungen der ETA und des zugehérigen Priif- und Uberwachungsplans'® nicht
mehr erflllt sind, hat die Zertifizierungsstelle das Konformitatszertifikat zurlickzuziehen und
unverzuglich das DIBt zu informieren.

Kennzeichnung
CE-Kennzeichnung

Die CE-Kennzeichnung ist auf den kommerziellen Begleitpapieren anzubringen. Hinter den
Buchstaben "CE" sind ggf. die Kennnummer der zugelassenen Zertifizierungsstelle anzugeben
sowie die folgenden zusétzlichen Angaben zu machen:

- Name und Anschrift des Herstellers (fur die Herstellung verantwortliche juristische Person),
- die letzten beiden Ziffern des Jahres, in dem die CE-Kennzeichnung angebracht wurde,

- Nummer des EG-Konformitatszertifikats fur das WDVS,

- Nummer der ETA,

- Nummer der Leitlinie fur die Europaische Technische Zulassung (ETAG 004),

- Handelsbezeichnung des WDVS.

Zusatzliche Kennzeichnung

Auf der Verpackung der einzelnen Bestandteile des WDVS ist die jeweilige Handelsbezeichnung
anzugeben.

In Erganzung zur Handelsbezeichnung sind folgende Angaben in den kommerziellen Begleit-
papieren und/oder auf der Verpackung des Warmedammstoffs anzugeben:

- Mindestwert der Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene des Warmedammstoffs,
- Schermodul des Warmedammestoffs.
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Annahmen, unter denen die Brauchbarkeit des Produkts fiir den vorgesehenen Verwen-
dungszweck positiv beurteilt wurde

Herstellung

Die Bestandteile des WDVS miussen nach der Zusammensetzung und dem Herstellungsver-
fahren denen entsprechen, die den Zulassungsversuchen zugrunde lagen. Zusammensetzung
und Herstellungsverfahren sind beim DIBt hinterlegt.

Die ETA wurde fir das WDVS auf der Grundlage abgestimmter Daten und Informationen erteilt,
die beim DIBt hinterlegt sind und der Identifizierung des beurteilten und bewerteten WDVS
dienen. Anderungen am WDVS oder den Bestandteilen oder deren Herstellungsverfahren, die
dazu fihren konnten, dass die hinterlegten Daten und Informationen nicht mehr korrekt sind,
sind vor ihrer Einfuhrung dem DIBt mitzuteilen. Das DIBt wird darlber entscheiden, ob sich
solche Anderungen auf die ETA und folglich auf die Gilltigkeit der CE-Kennzeichnung auf Grund
der ETA auswirken oder nicht, und ggf. feststellen, ob eine zusatzliche Beurteilung oder eine
Anderung der ETA erforderlich ist.

Verarbeitung, Entwurf und Ausfiihrung
Allgemeines
Die mit dem WDVS zu versehende Wand muss in ausreichendem Male standsicher und wind-

dicht sein. lhre Steifigkeit muss so grof} sein, dass das WDVS keinen Verformungen unter-
worfen ist, die zu seiner Schadigung flihren kénnen.

Die Anforderungen nach ETAG 004, Kapitel 7, sind zu beachten.

Verarbeitung

Die Verarbeitung des WDVS erfolgt auf der Baustelle. Der Zulassungsinhaber ist verpflichtet,
alle mit Entwurf und Ausfihrung des WDVS betrauten Personen tber die Besonderen Bestim-
mungen dieser ETA und alle fir eine einwandfreie Ausfiihrung des WDVS erforderlichen
weiteren Einzelheiten zu unterrichten.

Fir das WDVS durfen nur die Bestandteile verwendet werden, deren Handelsbezeichnung in
Abschnitt 1.1 angegebenen ist und die die Merkmale nach Abschnitt 2.3 aufweisen.

Entwurf und Bemessung
Anforderungen an den Untergrund

Fir die Anforderungen an den Untergrund und dessen Vorbereitung gilt ETAG 004,
Abschnitt 7.2.1.

Bei mechanisch befestigten WDVS muss der Untergrund eine ausreichende Tragfahigkeit fur
den Einsatz von Diibeln nach Abschnitt 2.3.2 aufweisen. Es gelten die Bestimmungen der ETA
fur den jeweiligen Dubel.

Widerstand gegen Windlasten

Die Beurteilung eines ausreichenden Widerstandes gegen Windlasten erfolgt auf der Grundlage
der Tragfahigkeiten nach Abschnitt 2.2.8.3 und der charakteristischen Zugtragfahigkeit des
verwendeten Dilbels nach Abschnitt 2.3.2. Unter Berlicksichtigung der nationalen Sicherheits-
faktoren werden die Bemessungswerte der Beanspruchbarkeit ermittelt. Der Kleinere der
Bemessungswerte der Beanspruchbarkeit des WDVS (Ry) und des Dubels (Ngq) ist mal3-
gebend.

Der ermittelte Bemessungswert der Windsoglast Sy (unter Berlicksichtigung der nationalen
Sicherheitsfaktoren) wird dem Bemessungswert der Beanspruchbarkeit gegenubergestellit.

Ausfiihrung

Fur die Verarbeitung des WDVS und die Erhartung der Putzprodukte sind die Verarbeitungs-
richtlinien des Herstellers zu beachten, die Teil der technischen Dokumentation dieser ETA sind.
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5 Vorgaben fiir den Hersteller

5.1 Verpackung, Transport und Lagerung

Die Verpackung der Bestandteile des WDVS muss so erfolgen, dass wahrend Transport und
Lagerung keine unzutragliche Befeuchtung auftreten kann, es sei denn, vom Hersteller sind zu
diesem Zweck andere Mal3nahmen vorgesehen.

Die Bestandteile des WDVS sind vor Beschadigung zu schiitzen.

5.2 Nutzung, Instandhaltung, Reparatur
Weitere Hinweise zu Nutzung, Instandhaltung und Reparatur sind ETAG 004, Abschnitt 7.3, zu
entnehmen.

Christian Herold Beglaubigt

i. V. Abteilungsleiter
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Bestandteil «Deutsche» «Franzosische» «Englische»
Handelsbezeichnung Handelsbezeichnung Handelsbezeichnung
. Sto-Baukleber Sto-Mortier Colle B Sto ADH-B
Klebemortel
StoLevell Duo plus
StoLevell Uni
Sto-Dispersionskleber Sto-Colle dispersion Sto-Dispersion Adhesive

StoPrefa Coll
StoPrefa Coll 500

StoLevell Duo Plus

Sto-Halteleiste Sto-Profil Intermédiaire Sto PVC Intermediate
. PVC en PVC Track
Profile Sto-Verbind leist Sto-Profil Raidi
o-Verbindungsleiste o-Profil Raidisseur anl
PVC en PVC Sto PVC T-Spline
Unterputz StoArmat Classic plus / StoArmat Classic plus QS
Sto-Glasfasergewebe «nicht erhaltlich» Sto Glass Fibre Mesh
Sto-Glasfasergewebe F Sto-Fibre de verre «nicht erhaltlich»
Standard
Textilglas- Sto-Fibre de Verre Ra 60

Gittergewebe :
Sto-Fibre de verre de
Sto-Panzergewebe Blindage Sto-Amour Mesh

Sto-Abschirmgewebe
AES

Es werden keine unterschiedlichen Handelsbezeichnungen verwendet, auller:

Sto-Fibre AES Sto-Shield Mesh AES

Oberputz Sto-Klebe- und Sto-Colle p?_ur Briquette StoAdhesive and Joint

Fugenmortel + Mortar +

Sto-Flachverblender Sto-Briquette de Sto-Brick Slips
parement

WDVS "StoTherm Classic 5"

Anh 1
Handelsbezeichnungen der Bestandteile nhang
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Horizontales Profil — "Sto-Halteleiste PVC" (MaBe in Millimeter)
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WDVS "StoTherm Classic 5"
Anhang 2

Horizontale und vertikale PVC-Profile
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