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ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit
des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

Sofern in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Anforderungen an die besondere
Sachkunde und Erfahrung der mit der Herstellung von Bauprodukten und Bauarten
betrauten Personen nach den § 17 Abs.5 Musterbauordnung entsprechenden Lander-
regelungen gestellt werden, ist zu beachten, dass diese Sachkunde und Erfahrung auch
durch gleichwertige Nachweise anderer Mitgliedstaaten der Europaischen Union belegt
werden kann. Dies gilt ggf. auch fir im Rahmen des Abkommens (ber den Europaischen
Wirtschaftsraum (EWR) oder anderer bilateraler Abkommen vorgelegte gleichwertige Nach-
weise.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die fir die Durchfihrung von Bau-
vorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheini-
gungen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbeson-
dere privater Schutzrechte, erteilt.

Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter
gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", dem Verwender bzw. Anwender
des Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur
Verfugung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauaufsichtliche
Zulassung an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten
Behdrden Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfliigung zu stellen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollstandig vervielfaltigt werden. Eine
auszugsweise Veroffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fiir Bau-
technik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften diirfen der allgemeinen bauaufsicht-
lichen Zulassung nicht widersprechen. Ubersetzungen der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung miissen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fir Bautechnik nicht geprifte Uber-
setzung der deutschen Originalfassung" enthalten.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung kénnen nachtraglich ergénzt und geéandert
werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.
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BESONDERE BESTIMMUNGEN
Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

Zulassungsgegenstand

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung erstreckt sich auf die werkmafig hergestellten
Platten aus Holzfaserdammstoff "Wall 140" und "Wall 180".

Die Holzfaser-Platten sind normalentflammbar.

Anwendungsbereich

Die Holzfaser-Platten dirfen in allgemein bauaufsichtlich zugelassenen Warmedamm-
Verbundsystemen (WDVS) mit Putzschicht auf massiven mineralischen Untergriinden und
Auenwanden in Holzbauart verwendet werden:

Tabelle 1:

Holzfaser-Platten WDVS mit WDVS mit mechanisch

Typ/Name angedibelten und angeklebten | befestigten Dammstoffen auf
Dammplatten AuRenwanden in Holzbauart
(Z-33.43-...) (Z2-33.47-...)

Wall 140 X X

Wall 180 X X

Der Anwendungsbereich des mit den Holzfaser-Platten hergestellien WDVS richtet sich
nach den Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung fiir das jeweilige
WDVS und ist je nach Ausfiihrung auf Gebaude mit maximalem Winddruck (Windsog) von
W, = -2,2 kN/m?2 beschrankt.

Die Dammstoffe durfen nur in WDVS eingesetzt werden, in denen diese allgemeine bauauf-
sichtliche Zulassung genannt ist.

Bestimmungen fiir die Bauprodukte

Allgemeines

Die Dammplatten missen Holzfaser-Platten entsprechend der Hinterlegung beim Deutschen
Institut fir Bautechnik hergestellt sein.

Die Bestimmungen des Priif- und Uberwachungsplans dieser allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung sind zu berlcksichtigen.

Eigenschaften und Zusammensetzung

Anforderungen an die Holzfaserdamm-Platten

Tabelle 2:
Dammstofftyp siehe

; Wall 140 Wall 180
Eigenschaften Abschnitt a a
Herstellungsverfahren - Trockenverfahren
Plattenaufbau - einschichtig, homogen
Dicke [mm] 2221 60 - 160 60 - 100
Zugfestigkeit senkrecht
zur Plattenebene [kPa]"? 2222 20 45
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Dammstofftyp siehe

Eigenschaften Abschnitt Wall 140 Wall 180
Druckfestigkeit oder
Druckspannung bei 10 % 2223 = 100 2> 250
Stauchung [kPa]"
Scherfestigkeit [kPa]" 2224 >5 > 40
Schubmodul [MPa] 2224 > 1 =25
Biegefestigkeit [MPa]" 2227 > 250 > 750
Rohdichte [kg/m?] 2225 160 190
Bemessungswert der
Warmeleitfahigkeit A 0,043 0,045

/(mK
WA ) 2226
Grenzwert der Warme-
leitfahigkeit Agren, 0,0406 0,0424
[W/(m-K)]
Wasserdampfdiffusion p 22212 3 3
PlattengroRe ) Breite 400 - 1300
[mm x mm] Lange 1200 - 2600
W' Jeder Einzelwert eines Prifergebnisses muss den hier vorgegebenen Wert einhalten.
2 gepruft an quadratischen Probekérpern mit 200 mm + 2 mm Kantenlange

Sie dirfen eine Nut- und Feder-Kantenprofilerung aufweisen.

2.2.2 Weitere Anforderungen an die Eigenschaften der Holzfaser-Dammstoffe
Sofern keine Angaben zu den einzuhaltenden Werten gemacht werden, gelten die Bestim-
mungen des Pruf- und Uberwachungsplans.

2221 Dicke
Die Dicke der Holzfaser-Platten ist nach DIN EN 823 unter einem Belastungsdruck von
250 £ 5 Pa zu bestimmen. Die Grenzabmale von -1 mm und +3 mm sind einzuhalten. Der
Wert der Tabelle 2 ist einzuhalten.

2.2.2.2 Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene
Die Zugdfestigkeit senkrecht zur Plattenebene ist nach DIN EN 1607 zu bestimmen. Der Wert
der Tabelle 2 ist einzuhalten.

2.2.2.3 Druckfestigkeit/Druckspannung bei 10 % Stauchung
Die Druckfestigkeit oder die Druckspannung bei 10 % Stauchung ist nach DIN EN 826 zu
bestimmen. Der Wert der Tabelle 2 ist einzuhalten.

2.2.2.4 Scherfestigkeit/Schubmodul
Die Scherfestigkeit und der Schubmodul sind nach DIN EN 12090 an 60 mm dicken Damm-
stoffproben zu bestimmen. Es sind die Werte der Tabelle 2 einzuhalten.

2.2.2.5 Rohdichte
Die Rohdichte ist als Nennwert angegeben. Bei Prifungen nach DIN EN 1602 darf der
Mittelwert bis zu £ 15 % vom Nennwert abweichen. Einzelwerte dirfen um nicht mehr als
+ 10 % vom gemessenen Mittelwert abweichen. Der Wert der Tabelle 2 ist einzuhalten.

2.2.2.6 Warmeleitfahigkeit

Z61325.13

Die Warmeleitfahigkeit A; ist nach DIN EN 12667 bzw. DIN EN 12939 zu bestimmen. Der
Grenzwert der Warmeleitfahigkeit Agen, darf nicht Gberschritten werden. Der Wert der
Tabelle 2 ist einzuhalten.
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Biegefestigkeit
Die Biegefestigkeit ist nach DIN EN 12089 zu bestimmen. Der Wert der Tabelle 2 ist einzu-
halten.

Brandverhalten

Die Holzfaser-Platten muissen die Anforderungen der Klasse E nach DIN EN 13501-1:
2010-1 erfillen.

Dimensionsstabilitat bei definierter Temperatur- und Feuchtebedingungen

Die Dimensionsstabilitdt bei definierter Temperatur- und Feuchtebedingungen ist nach
DIN EN 1604 zu bestimmen. Die Probekdrper sind 24 h bei (23 + 2) °C und (50 = 5) % rela-
tiver Feuchte zu lagern. AnschlielRend ist die Prifung nach 48 h Lagerung bei 70 °C durch-
zufuihren. Die relative Langenanderung, Ag,, die relative Breitendnderung, Aep,, und die rela-
tive Dickenanderung, Agq4, darf 2,0 % nicht Gberschreiten.

Kurzfristige Wasseraufnahme

Die Wasseraufnahme bei kurzfristigem, teilweisem Eintauchen W, ist nach DIN EN 1609 zu
bestimmen. Der Wert von 1,0 kg/m? (Stufe WS1,0) darf nicht Giberschritten werden.

Wasserdampfdiffusion

Die Wasserdampfdiffusion ist gemaR DIN EN 13171 nach DIN EN 12086 zu bestimmen. Der
Wert in Tabelle 2 ist einzuhalten.

Zusammensetzung der Holzfaser-Platten

Die beim Deutschen Institut fur Bautechnik hinterlegten Zusammensetzungen der Holzfaser-
Platten sind einzuhalten. Anderungen dirfen nur mit Zustimmung des Deutschen Instituts fur
Bautechnik erfolgen.

Befestigungsmittel

Zur Befestigung der Dammplatten am Untergrund missen als Befestigungsmittel verwendet
werden:

a) Dulbel, die zur Befestigung von WDVS allgemein bauaufsichtlich zugelassen sind und
einen Dubeltellerdurchmesser von mindestens 60 mm haben, wobei die Bestimmungen
der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen fir die Diibel zu beachten sind.
Alternativ dirfen auch Diibel mit europaischer technischer Zulassung (ETA) verwendet
werden, die einen Tellerdurchmesser von mindestens 60 mm, eine Tragfahigkeit des
Dubeltellers von mindestens 1,0 kN, eine Tellersteifigkeit von mindestens 0,30 kN/mm
haben und der Einbau oberflachenbiindig mit dem Dammstoff (unter dem Gewebe oder
durch das Gewebe) erfolgt.

b) Holzschrauben "best wood Schraubdiibel 6H" bestehend aus einer Stahlschraube und
einem Halteteller aus Polyamid gemafR Hinterlegung beim Deutschen Institut fir
Bautechnik mit einem Durchmesser von 60 mm. Es mussen die Angaben der Anlage 1
eingehalten werden.

c) Holzschrauben "best wood STR H" bestehend aus einer Stahlschraube und einem
Halteteller aus Polyamid gemaf Hinterlegung beim Deutschen Institut fiir Bautechnik mit
einem Durchmesser von 60 mm. Es muissen die Angaben der Anlage2 und 3
eingehalten werden.

d) Klammern "best wood Klammern (Haubold Breitrickenklammer) BS 29000" nach
DIN 1052" und DIN 1052/Berichtigung 1% aus nichtrostendem Stahl oder aus einem
hinsichtlich des Korrosionsverhaltens gleichwertigen Stahl. Es muss d,>2,0 mm,
bgr 2 27,0 mm und |, >70 mm sein. Es mussen die Angaben der Anlage 4 eingehalten
werden.

DIN 1052:2008-12 Entwurf, Berechnung und Bemessung von Holzbauwerken; allgemeine Bemes-
sungsregeln und Bemessungsregeln fir den Hochbau

DIN 1052/Berichtigung 1:2010-05 Entwurf, Berechnung und Bemessung von Holzbauwerken; allgemeine Bemes-
sungsregeln und Bemessungsregeln fur den Hochbau
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Die Befestigungsmittel missen mit den zusatzlich beim Deutschen Institut fir Bautechnik
hinterlegten Angaben Ubereinstimmen.

Herstellung, Verpackung, Transport, Lagerung, Kennzeichnung und Bezeichnung
Herstellung

Die Bauprodukte nach Abschnitt 2.2 sind entsprechend der Hinterlegung beim Deutschen
Institut fir Bautechnik werksseitig herzustellen.

Verpackung, Transport, Lagerung
Die Bauprodukte sind durch eine Verpackung geschitzt zu transportieren.

Die Dammstoffe missen nach den Angaben des Herstellers vor Feuchtigkeit und Bescha-
digung geschutzt gelagert werden.

Kennzeichnung

Die Bauprodukte nach Abschnitt2.2.2 und 2.2.3 b) und c), die Verpackung oder der
Beipackzettel muss vom Hersteller mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) nach der
Ubereinstimmungszeichen-Verordnung der Lander gekennzeichnet werden. Die Kennzeich-
nung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 2.4 (Ubereinstimmungs-
nachweis) erfullt sind. Zusatzlich sind die Dammstoffe auf ihrer Verpackung, ggf. auch auf
den Dammplatten selbst, wie folgt zu kennzeichnen:

- Zulassungsnummer

- "Fir WDVS mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung geeignet"
- Bezeichnung der Holzfaser-Platten gemaR Tabelle 2

- Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit A

- Lagerungsbedingungen

Die Kennzeichnung nach der geltenden Fassung der Gefahrstoffverordnung bzw. der
CLP-Verordnung (EG) 1272/2008 ist zu beachten.

Ubereinstimmungsnachweis
Allgemeines

Die Bestatigung der Ubereinstimmung der Dammplatten und der Holzschrauben mit den
Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss fur jedes Herstellwerk
mit einem Ubereinstimmungszertifikat auf der Grundlage einer werkseigenen Produktions-
kontrolle und einer regelmaRigen Fremdiberwachung einschliel3lich einer Erstprifung des
Bauprodukts nach MalRgabe der folgenden Bestimmungen erfolgen.

Fir die Erteilung des Ubereinstimmungszertifikats und die Fremdiiberwachung einschlieRlich
der dabei durchzufiihrenden Produktprifungen hat der Hersteller der Bauprodukte eine
hierfir anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierfiir anerkannte Uberwachungsstelle
einzuschalten.

Die Erklarung, dass ein UbereinstimmL_J_ngszertifikat erteilt ist, hat dlt_ar Hersteller durch Kenn-
zeichnung der Bauprodukte mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) unter Hinweis
auf den Verwendungszweck abzugeben.

Ist der Hersteller nicht auch Hersteller aller Einzelkomponenten, so muss er vertraglich
sicherstellen, dass die Produkte einer zulassungsgerechten werkseigenen Produktionskon-
trolle sowie, sofern nachfolgend bestimmt, einer zulassungsgerechten Fremdiberwachung
unterliegen.

Dem Deutschen Institut flr Bautechnik ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des von ihr
erteilten Ubereinstimmungszertifikats zur Kenntnis zu geben.

1.33.4-1366/2
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Werkseigene Produktionskontrolle

In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durchzu-
fuhren. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzunehmende
kontinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicherstellt, dass die
von ihm hergestellten Bauprodukte den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung entsprechen.

Im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle gelten die entsprechenden Regelungen
des Priif- und Uberwachungsplans®, die Bestandteil dieser allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung sind.

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und auszu-
werten. Die Aufzeichnungen sind mindestens fiinf Jahre aufzubewahren und der fiir die
Fremdiiberwachung eingeschalteten Uberwachungsstelle vorzulegen. Sie sind dem
Deutschen Institut fir Bautechnik und der zustédndigen obersten Bauaufsichtsbehdrde auf
Verlangen vorzulegen.

Fremdiiberwachung

In jedem Herstellwerk sind die werkseigene Produktionskontrolle und die Einhaltung der
Kennzeichnung durch eine Fremdiberwachung regelmaRig zu Uberprifen, mindestens
jedoch zweimal jahrlich.

Fir die im Rahmen der Fremduberwachung durchgefiihrten Prifungen, Kontrollen und
Auswertungen gelten die beim Deutschen Institut fir Bautechnik hinterlegten Regelungen
des Prif- und Uberwachungsplans, die Bestandteil dieser allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung sind.

Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremduberwachung sind mindestens funf Jahre aufzu-
bewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Uberwachungsstelle dem
Deutschen Institut fir Bautechnik und der zustédndigen obersten Bauaufsichtsbehdrde auf
Verlangen vorzulegen.

Bestimmungen fiir Entwurf und Bemessung

Allgemeines

Far den Entwurf und die Bemessung gelten die Bestimmungen der allgemeinen bauaufsicht-
lichen Zulassung fir das jeweilige WDVS soweit im Folgenden nichts anderes bestimmt
wird.

Die Holzfaser-Platten nach Abschnitt 2.2 dlrfen fir den im Abschnitt 1.2 genannten Anwen-
dungsbereich verwendet werden.

Die Bestimmungen des Abschnitts 4 sind zu beachten.

Die Bestimmungen der Zulassungen der zum Einsatz kommenden Dubel sind ggf. zu
beachten.

Standsicherheit
Allgemeines

Der Nachweis der Standsicherheit der Dammstoffe ist fur den in Abschnitt 1.2 dieser allge-
meinen bauaufsichtlichen Zulassung genannten Anwendungsbereich sowie bei Ausfiihrung
gemaly Abschnitt 4 fir Gebaude, mit mineralische Untergriinden und mit Auflenwanden in
Holzbauart, beansprucht durch Winddruck (Windsoglast) w, gemaR Abschnitt 4.2, Tabelle 3
und 4, im Zulassungsverfahren erbracht worden. Die Windlasten ergeben sich aus den bau-
aufsichtlich eingefiihrten Technischen Baubestimmungen®.

Der Priif- und Uberwachungsplan ist beim Deutschen Institut fiir Bautechnik hinterlegt und wird der fiir die Fremd-
Uberwachung eingeschalteten Stelle vom Zulassungsinhaber zur Verfiigung gestellt.

Siehe: www.dibt.de unter der Rubrik >Geschaeftsfelder< und dort unter >Bauregellisten/Technische Baubestim-
mungen<
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Schallschutz

Es gelten die Regelungen zum Schallschutz in den jeweiligen allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassungen fur WDVS.

Brandschutz

Holzfaser-Platten

Die Holzfaser-Platten sind normalentflammbar.

WDVS

Die Eigenschaften zum Brandverhalten eines Gesamtsystems sind in den allgemeinen bau-
aufsichtlichen Zulassungen der WDVS geregelt.

Bestimmungen fiir die Ausfiihrung

Eingangskontrolle der Bauprodukte

Fur die Bauprodukte nach Abschnitt 2.2 ist auf der Baustelle eine Eingangskontrolle der
Kennzeichnung gemaf Abschnitt 2.3.3 durchzufiihren.

Anwendung in WDVS

Bei Anwendung der Holzfaser-Platten mussen - unter Beachtung der Abschnitte 1.2 und 3 -
der Anwendungsbereich und die Verarbeitungshinweise der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung fiir das jeweilige WDVS eingehalten werden, sofern dies nicht zum Widerspruch
zu dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung steht. Hierbei sind jedoch die speziellen
Regelungen zu den Befestigungsmitteln zu beachten (siehe Abschnitt 2.2.3 und 3.2).

Es dirfen nur Putzprodukte zum Einsatz kommen, die in der jeweiligen Systemzulassung
geregelt sind.

Befestigung der Holzfaser-Platten auf massiven mineralischen Untergriinden

Die Holzfaser-Platten "Wall 140" und "Wall 180" sind durch Auftragen einer umlaufenden

Wulst am Plattenrand und Klebepunkten in der Mitte so mit Klebemortel zu versehen, dass
eine Verklebung von mindestens 40 % erreicht wird.

Fur die Befestigung der Holzfaser-Platten missen - zusatzlich zur Verklebung - fir den
vorliegenden Untergrund Dibel gemal Abschnitt2.2.3 a) verwendet werden. Die
Beanspruchbarkeit der Dubel ist entsprechend dem Verankerungsgrund (Wand) der Zulas-
sung fur die Dibel zu entnehmen. Mdgliche Verwendungsbeschrankungen in den Zulas-
sungen der Dubel sind zu beachten.

Die Untergrinde mussen fur die Befestigung des WDVS mit Befestigungsmitteln nach
Abschnitt 2.2.3 a) unter Beachtung der bauaufsichtlich eingeflhrten Technischen Baube-
stimmungen ausreichend bemessen sein.

Fir die Mindestanzahl der erforderlichen Dubel zur Befestigung der Holzfaser-Platten ist
Tabelle 3 zu verwenden oder es mussen folgende Nachweise erbracht werden. Die grofite
Dubelanzahl, die sich aus den Abschnitten a bis c ergibt, ist malRgebend.

a) Nachweis der Verankerung der Dibel im Untergrund (Wand)
We < n-zul NR, Diibel

mit We : Einwirkungen aus Wind nach den bauaufsichtlich eingefiihrten
Technischen Baustimmungen

zUl NR paer : Dubellastklasse
Lastklasse beinhaltet bereits die Sicherheitsbeiwerte v und yy
n : Anzahl der Dibel je m?2
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b) Nachweis des WDVS

S¢ £ Ry
Dabei ist
Sa=Vr- We
Ry = Reische “Nriache + Rruge *NFuge
Tms
mit
Ry : Bemessungswert des Widerstands des WDVS
Sq . Bemessungswert der Windsoglast
We . Einwirkungen aus Wind
Rruges Rrische : Die aus dem WDVS resultierende Versagenslast (Mindestwert) im
Bereich bzw. nicht im Bereich der Plattenfugen
Dibeltellerdurchmesser 60 mm Reische [KN] Rruge [KN]
Dammestoffdicke mindestens 60 mm 0,570 0,366
NFuges NFiache : Anzahl der Dibel (je m?) die im Bereich bzw. nicht im Bereich der
Plattenfugen gesetzt werden.
Y™.s : 2,0 (Sicherheitsbeiwert des Widerstands des WDVS)
Ve : 1,5 (Sicherheitsbeiwert fiir die Einwirkungen aus Wind)

c) Mindestdiibelanzahl

Fir die Bestimmung der erforderlichen Dibelanzahl ist der kleinere Wert von zul Ng piiel
bzw. Ry malRgebend, wobei eine Mindestdiibelanzahl von 4 Dibeln pro m? nicht unter-
schritten und die maximale Dubelanzahl 14 Dibel/m?2 nicht Uiberschritten werden darf.

Die maximal aufnehmbare Windlast (Winddruck) w, betragt we = -2,2 kN/m?2.

Tabelle 3:  Winddruck w, (Windsoglast) und Mindestanzahl der Dibel/m? nach
Abschnitt 2.2.3 a) mit einem Tellerdurchmesser von mindestens 60 mm zur
Befestigung von Dammplatten mit den Abmessungen 400 mm x 1200 mm
(Dubelung unter dem Gewebe) - bei einem ublichen Dibelschema nach
DIN 55966:2005-2, Anhang A.1

Dammstoff- Duibellastklasse Winddruck w, bis
dicke [mm] [kN/Dubel] [kN/m?]

077 | -100 | -160 | -220

Wall 140 und Wall 180

=60 20,15 6 8 12 14

4.2.2 Befestigung der Holzfaserdamm-Platten auf AuBenwianden in Holzbauart

Die Untergrinde miussen fiir die Befestigung des WDVS mit Befestigungsmitteln nach
Abschnitt 2.2.3 b) bis d) unter Beachtung der erforderlichen Randabstande gemaf der bau-
aufsichtlich eingefiihrten Technischen Baubestimmungen fiir den Holzbau ausreichend
bemessen sein.
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Dammplatten "Wall 140"

Die Dammplatten "Wall 140" dirfen nur auf flachigen Untergriinden wie Beplankungen und
Bekleidungen und massiven Holzuntergriinden eingesetzt werden.

Die Dammplatten sind bei Verwendung auf Beplankungen oder Bekleidungen aus Platten-
werkstoffen von AuRenwanden in Holzbauart immer auf den Rippen zu befestigen; d. h., die
Verankerung muss durch die Bekleidung oder Beplankung gesetzt werden. Es sind die verti-
kal zuldssigen Hochstabstdnde gemal Tabelle 4 zu beachten. Weiterhin ist zu bertcksich-
tigen, dass jede Dammplatte auf mindestens zwei Rippen mit mindestens
3 Befestigungsmitteln je Rippe zu befestigen ist.

Bei der Befestigung der Dammplatten auf massiven Holzuntergriinden gelten die in
Tabelle 4 angegebenen Mindestanzahlen der Befestigungsmittel, wobei auf ein gleich-
mafiges Schema der Befestigungsmittel, den vertikal zuldssigen Hoéchstabstand und auf
eine ausreichende Befestigung mindestens der vertikalen Plattenrander zu achten ist.

Tabelle 4: Mindestanzahl der Befestigungsmittel je m? und maximal zulassiger vertikaler
Abstand der Befestigungsmittel untereinander fiir einen Standerabstand von

62,5 cm
Winddruck w, [kN/m?] zulassiger vertikaler
Mindestanzahl/m? Hochstabstand der
- 1,00 - 1,60 Befestigungsmittel
"best wood Schraubdiibel 6H" 10 14
und "best wood STR H"
Breitriickenklammern 16 20 120 mm

Die Einschraub- bzw. Einschlagtiefe in den Konstruktionshdlzern bzw. in den zuldssigen Auflenwandteilen muss
- bei dem Holzschrauben mindestens 25 mm und

- bei den Klammern mindestens 30 mm betragen.

Fur die erforderlichen Randabsténde gelten die bauaufsichtlich eingefiihrten Technischen Baubestimmungen fiir
den Holzbau.

Dammoplatten "Wall 180"

Die Dammplatten "Wall 180" dirfen auf flachigen Untergriinden und auf tragenden Holz-
konstruktionen ohne zusétzliche Bekleidung oder Beplankung eingesetzt werden.

Schwebende Dammplattenstofie dirfen nur mit Platten, die eine Nut- und Feder-Kanten-
profilierung haben, ausgefihrt werden.

Die Dammplatten sind bei der Direktbefestigung auf der tragenden Holzkonstruktion als auch
bei Bekleidungen und Beplankungen immer auf den Rippen zu befestigen, d. h., die Veran-
kerung muss durch die Bekleidung oder Beplankung gesetzt werden. Es sind die vertikal
zulassigen Hochstabstande gemal Tabelle 5 zu beachten. Weiterhin ist zu berlicksichtigen,
dass jede Dammplatte auf mindestens zwei Rippen mit mindestens 3 Befestigungsmitteln je
Rippe zu befestigen ist.

Bei der Befestigung der Dammplatten auf massiven Holzuntergrinden gelten die in
Tabelle 5 angegebenen Mindestanzahlen der Befestigungsmittel, wobei auf ein gleich-
mafiges Schema der Befestigungsmittel, den vertikal zuldssigen Hoéchstabstand und auf
eine ausreichende Befestigung mindestens der vertikalen Plattenrander zu achten ist.
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Tabelle 5: Mindestanzahl der Befestigungsmittel je m? und maximal zulassiger vertikaler
Abstand der Befestigungsmittel untereinander flr einen Standerabstand von

62,5 cm
Winddruck we [kN/m?] zulassiger vertikaler
Mindestanzahl/m? Hochstabstand der
- 1,00 - 1,60 Befestigungsmittel
"best wood Schraubdiibel 6H" 6 8
und "best wood STR H"
Breitriickenklammern 16 16 120 mm

Die Einschraub- bzw. Einschlagtiefe in den Konstruktionshdlzern bzw. in den zulassigen AuRenwandteilen muss
- bei dem Holzschrauben mindestens 25 mm und

- bei den Klammern mindestens 30 mm betragen.

Fur die erforderlichen Randabsténde gelten die bauaufsichtlich eingefiihrten Technischen Baubestimmungen fir
den Holzbau.

4.3 Weitere Informationen

Die Holzfaser-Platten sind durch geeignete Malinahmen vor Feuchtigkeitsaufnahme zu
schitzen, insbesondere bei Lagerung auf der Baustelle und vor dem Aufbringen des Putz-
systems.

Manfred Klein Beglaubigt
Referatsleiter
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"best wood Schraubdiibel 6H" Anlage 1
(fischer Thermofix 6H)
Abmessungen / Werkstoff

Varschlusskugel:

Schrauba:

Farbbatch: rot

Polyethylan natur
Farbbatch: gron, blau

Stahl
galvanisch varzinkt AZK nach EM 150 4042

L #a &b c @d He @i a h Ls
50
Bis
-0,5 +0.5 +0,3 +0.3 +15 +0.5 +0.,1 . +0.1 +0.3| 300
N .05 15,8 0E g1 03 45 03 60 g &0 05 12 07 12,35 0.1 8,72 03 p
-1.5
Male in mm
Warksioff Tellaralamant: Polypropylan natur

Termofix 6H

Z50153.13
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Werkzelchen (EJOT)
Dibeltyp (elotherm STR H)

Pragung:

30

elotherm®” STR H
Frodukt Im Elnbauzustand

Dilbeltyp
Spezlalschraube
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Bautechnik

"best wood STR H" Anlage 3
(ejotherm STR H)
Abmessungen / Werkstoff

Tabelle 1: Abmessungen Mafe in mm
Dibeltyp  |Farbe Dibelhillse Spezialschraube |Verschl.-stopfen
he |minL,|{maxLl,| d, | ¢ [minLjmaxL] h. de
ejotherm STR H| natur | 35 80 220 |80 |60 60 | 200 16 13

Bestimmung der max, Dammstofidlcke hy fiir EJOT ejotherm STR H!

ho  =Le =t =hg (L=2.B. 140 1y =5)
z.B.: hL'. =140 -5-35
b, =100

Tabelle 2; Werkstoffe

Benennung Werkstoff

Dibelhiilse Polyamld, Gilon BG-505

Verschlulstopfen Polystyrol PS30

Spezlalzchrauben Stahl|, galvanlsch verzlnkt = 5 pm nach EN S0 4042,

gelo chromatlert
KMindestbruchdrehmoment 9,0Mm nach EJOT WK 1161

Stahl, galvanlzch verzinkt = 5 pm nach EM 150 4042,
blau passlvlern
Mindastbruchdrehmoment 2,0Mm nach EJOT WK 1161

nlchtrostender Stahl, Werkstoffnummer 1.4401 oder 1.4571
Werkstoffrummer 1,4201 oder 1,4567

nach S0 3508

fe =450 N/mm? f.=T00 M/mm?

Tabelle 3: Montagekennwerte

Dlbeltyp gjotherm STR H
Verankerungsilafe h [mm] = as
eJotherm” STR H
Abmessungen
Werkstoffe
Montagekennwerte

Z50153.13
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"best wood Klammer Anlage 4
(Haubold Breitrickenklammer) BS 29000"

Abmessungen / Werkstoff

Artikel Nr. : -
Name : BS 29000 CRF geh. L
[ i S
o
o
|
¥ \J W
geman DIN 1052:2008-12 (bis 130mm)
Material nichtrostender runder Stahldraht (1.4301 oder 1.4401)
min. Einheit
Zugfestigkeit 900 N/mm?

Z50153.13
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