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ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit
des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

Sofern in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Anforderungen an die besondere
Sachkunde und Erfahrung der mit der Herstellung von Bauprodukten und Bauarten
betrauten Personen nach den §17 Abs.5 Musterbauordnung entsprechenden
Landerregelungen gestellt werden, ist zu beachten, dass diese Sachkunde und Erfahrung
auch durch gleichwertige Nachweise anderer Mitgliedstaaten der Europaischen Union belegt
werden kann. Dies gilt ggf. auch fir im Rahmen des Abkommens (ber den Europaischen
Wirtschaftsraum (EWR) oder anderer bilateraler Abkommen vorgelegte gleichwertige
Nachweise.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die fir die Durchfihrung von
Bauvorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und
Bescheinigungen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter,
insbesondere privater Schutzrechte, erteilt.

Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter
gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", dem Verwender bzw. Anwender
des Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur
Verfugung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauaufsichtliche
Zulassung an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten
Behdrden Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfliigung zu stellen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollstandig vervielfaltigt werden. Eine
auszugsweise Verodffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fir
Bautechnik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dlrfen der allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung nicht widersprechen. Ubersetzungen der allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung missen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fir Bautechnik
nicht gepriifte Ubersetzung der deutschen Originalfassung" enthalten.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung kénnen nachtraglich ergénzt und geéandert
werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.
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BESONDERE BESTIMMUNGEN
Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

Zulassungsgegenstand

Zulassungsgegenstand sind 120 bis 420 mm hohe Filigran-D- und/oder Filigran-E- und/oder
Filigran-EW- und/oder Filigran-SE und/oder Filigran-SE2 und/oder Filigran-SWE und
Filigran-EQ-Gittertrager. Diese mussen Anlage 1 entsprechen.

Anwendungsbereich

Die Gittertrager durfen in Filigran-Elementwanden ohne Vorspannung verwendet werden,
die aus jeweils zwei werkmaRig hergestellten geschosshohen Fertigplatten mit der
Mindestdicke 40 bis 60 mm, je nach Anwendungsart (siehe Tabelle 5), bestehen. Die
Fertigplatten werden durch einbetonierte Filigran-Gittertrager miteinander verbunden und auf
der Baustelle nach dem Einbau mit Ortbeton verfillt. Die Dicke des Ortbetonkerns darf in der
Regel 100 mm nicht unterschreiten. Bei Verwendung von Beton der Ausbreitmaliklasse F5
oder hoher nach DIN EN 206-1 darf die Dicke des Ortbetonkerns 70 mm nicht
unterschreiten.

Die Gittertrager durfen als Zug-, Biegezug-, Biegedruck-, Druck-, Verbund- und
Querkraftbewehrung sowie als Bewehrung nach DIN 1045-1, Abschnitt 13.7.1 (10) und (11)
bzw. DIN EN 1992-1-1 zusammen mit DIN EN 1992-1-1/NA, Abschnitt 9.6.4 (2) verwendet
werden.

Die Filigran-Elementwande durfen als

— unbewehrte und bewehrte Aufen- und Innenwande,
— wandartige Trager und

— als eingespannte Wande

verwendet werden.

Zur Aufnahme nicht vorwiegend ruhender Belastung missen Filigran-EQ-Gittertrager
eingesetzt werden in  Verbindung mit Filigran-D- und/oder Filigran-E- und/oder
Filigran-EW- und/oder  Filigran-SE  und/oder Filigran-SE2 und/oder Filigran-SWE-
Gittertragern.

Fir Elementwande mit einer Warmedammung zwischen Fertigplatte und Ortbeton ist eine
gesonderte allgemeine bauaufsichtliche Zulassung erforderlich.

Bestimmungen fiir das Bauprodukt

Eigenschaften und Zusammensetzung
Gittertrager

Fir alle Stabe durfen die Stahlsorten BS00A+G aus Bewehrungsdraht nach DIN 488-3 und
gerippter Betonstahl in Ringen B500A oder BS0O0B nach DIN 488-3 verwendet werden.

Sie missen die Eigenschaften des entsprechenden Stahles nach DIN 488-1 bzw. der
entsprechenden allgemeinen  bauaufsichtlichen  Zulassung aufweisen. Fir die
Filigran-D- und/oder Filigran-E- und/oder Filigran-EW- und/oder Filigran-SE  und/oder
Filigran-SE2 und/oder Filigran-SWE-Gittertrager gilt fur Stdbe mit Durchmesser 5 mm die
Fullnote c¢) in Tabelle 2 der DIN 488-1 nicht.

Es darf auch nichtrostender Betonstahl B500 NR oder B500 NG verwendet werden. Dieser
muss die Eigenschaften des entsprechenden Stahles nach allgemeiner bauaufsichtlicher
Zulassung aufweisen.

Alle verwendeten Stahle missen fir maschinelles Widerstandspunktschweilten geeignet
sein.

1.15.2-38/12



Elektronische Kopie der abZ des DIBt: Z-15.2-40

Deutsches
Institut

fir
Bautechnik

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung

Nr. Z-15.2-40

295972.12

Seite 4 von 19 | 20. Marz 2014

Die Abmessungen der Filigran-Gittertrager sind Tabelle 1 zu entnehmen.

Tabelle 1: Gittertragergeometrie

. " Gittertrager- Durchmesser d; [mm
Gittertrager hohe [mgm] Diagonalen Obergurt [ ]Untergurt
Filigran-D-Gittertrager 120 - 200 5-7 8-10 2x5-12
Filigran-E-Gittertrager 120 - 400 5-7 8-10 2x5-12
Filigran-EW-Gittertrager 120 - 320 5-7 5-10 2x5-12
Filigran-SE-Gittertrager 120 - 420 5-9 5-12 5-12
Filigran-SE2-Gittertrédger | 120 - 420 5-9 5-12 2x5-12
Filigran-SWE-Gittertrager |120- 410 5-9 5-12 5-12
Filigran-EQ-Gittertrager 120 - 300 5-7 5 2x 5

Die Scherfestigkeit eines Schweillpunktes am Ober- bzw. am Untergurt des Filigran-D- bzw.
Filigran-E-Gittertragers muss mindestens die Werte der Tabelle 2, die des Filigran-SE-,
Filigran-SE2- bzw. Filigran-SWE-Gittertragers mindestens die Werte der Tabelle 3 und die
des Filigran-EW-Gittertragers mindestens die Werte der Tabelle 4 erreichen.

Die Scherfestigkeit eines Schweilpunktes am Ober- bzw. am Untergurt des Filigran-EQ-
Gittertragers muss mindestens 4,5 kN erreichen.

Tabelle 2: Erforderliche Scherfestigkeit flur Filigran-D- und E-Gittertrager
Durchmesser dg [mm)] Scherfestigkeit
Diagonalen Obergurt Untergurt [kN]
5 bis 7 6 bis 10 - 8,0
5 - 6 6,0
5 - 7 7,0
5 bis 6 - 8 9,0
6 - 6 bis 7 8,5
7 - 6 bis 8 11,5
5 bis 7 - 10 bis 12 14,0
Tabelle 3: Erforderliche Scherfestigkeit fur Filigran-SE-, SE2- und SWE-Gittertrager
Durchmesser d; [mm)] Scherfestigkeit
Obergurt / Untergurt [kN]
5-6 6,0
8-10 8,4
12 9,4
Tabelle 4: Erforderliche Scherfestigkeit fur Filigran-EW-Gittertrager
Durchmesser ds [mm] Scherfestigkeit
Diagonalen Obergurt Untergurt [kN]
5 bis 6 5 - 5,15
5 bis 7 6 bis 10 - 8,0
5 bis 6 - 5 5,15
5 bis 6 - 6 bis 8 8,0
7 - 6 bis 8 11,5
5 bis 7 - 10 bis 12 14,0

Als Bemessungswert des Scherwiderstandes eines Schweillpunktes darf die durch ys = 1,15

geteilte Scherfestigkeit in Rechnung gestellt werden.
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Fertigplatten

Fur die Fertigplatten ist ein Beton der Festigkeitsklasse C 16/20 bis C 50/60 oder LC 12/13
bis LC 50/55 mindestens mit einer Rohdichteklasse D 1,2 nach DIN EN 206-1 in Verbindung
mit DIN 1045-2 zu verwenden, falls nicht nach Tabelle 5 oder im Abschnitt 3 oder durch
Anforderungen der jeweiligen Bemessungsnorm hohere Festigkeiten gefordert werden.

Selbstverdichtender Beton darf fUr die Herstellung der Fertigplatten nicht eingesetzt werden.

Die Fertigplattenhohe ist in Abhangigkeit von der Betonkonsistenz und dem Betonier-
verfahren so zu wahlen, dass eine fachgerechte Betonierbarkeit der Wande auf der
Baustelle gewahrleistet wird.

Zur Bewehrung der Fertigplatten dirfen alle Betonstahle nach DIN 488-1 und alle allgemein
bauaufsichtlich zugelassenen Betonstdhle verwendet werden. Der Durchmesser der
Tragstabe als Einzelstabe darf 6 mm nicht unterschreiten.

Ortbeton

Der Ortbeton muss fiir bewehrte Wande mindestens der Festigkeitsklasse C 16/20 oder
LC 16/18 und fir unbewehrte Wande mindestens der Festigkeitsklasse C 12/15 oder
LC 12/13 nach DIN EN 206-1 in Verbindung mit DIN 1045-2 entsprechen.

Herstellung und Kennzeichnung
Gittertrager

Es gilt DIN 488-5, falls in dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung nichts anderes
bestimmt wird.

Die Diagonalen sind mit dem Obergurt und mit den Untergurten an allen Beriihrungspunkten
durch maschinelles Widerstandspunktschweil3en zu verbinden.

Bei den Diagonalen dirfen die Biegerollendurchmesser den vierfachen Durchmesser der
Diagonalen nicht unterschreiten.

Fertigplatten

Die Herstellung der Fertigplatten erfolgt entsprechend DIN 1045-4 und den Regelungen
dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung.

In den Fertigplatten miissen mindestens zwei Gittertrager angeordnet werden. Der Abstand
der Gittertrager untereinander darf hoéchstens 625 mm betragen, bei Verwendung von
Leichtbeton fiir die Platten und Normalbeton als Fillbeton jedoch hdchstens 500 mm.

Bei Wanddicken h < 250 mm darf der groRte Abstand zum Rand der Fertigplatte 312,5 mm
nicht Uberschreiten. Der Abstand der Gittertrager zum Rand der Fertigplatte darf bei
Wanddicken von mehr als 250 mm an Wandecken und -stof3en bis zu 500 mm betragen
(siehe Anlagen 2, 3, 4 und 9), wenn zusatzliche MaRnahmen zur Sicherung des Verbundes
zwischen Fertigplatte und Ortbeton getroffen werden sowie eine geeignete Unterstitzung im
Montagezustand vorgesehen wird.

Die Fertigplatten mussen bei Verwendung von Normalbeton mindestens 40 mm, bei
Verwendung von Leichtbeton mindestens 60 mm dick sein. Die Oberflachen auf den zum
Ortbeton gewandten Seiten der Fertigplatten missen ausreichend rau sein. Folgendes ist zu
beachten:

- Bei einer Bemessung nach DIN 1045-1 gilt fir die Oberflachenrauigkeit der Fuge die
Definition nach DIN 1045-1, Abschnitt 10.3.6. Alternativ darf die Oberflache eine
definierte Rauigkeit nach DAfStb-Heft 525, Abschnitt 10.3.6 aufweisen.

- Bei einer Bemessung nach DIN EN 1992-1-1 gilt fur die Oberflachenrauigkeit der
Fuge die Definition nach DIN EN 1992-1-1 in Verbindung mit DIN EN 1992-1-1/NA,
Abschnitt 6.2.5 (2).

Die entsprechend den Expositionsklassen nach DIN 1045-1 bzw. DIN EN 1992-1-1 und

DIN EN 1992-1-1/NA erforderliche Betondeckung der Bewehrung ist an jeder Stelle im

Bauteil einzuhalten.
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Zur Ausbildung der Plattenfugen ist Anlage 11 zu beachten. Bei Druckfugen entsprechend
den Anlagen 5 bis 8 darf auf eine Anfasung der Fertigplatten verzichtet werden.

Kennzeichnung

Der Lieferschein des Gittertrdgers muss vom Hersteller mit dem Ubereinstimmungszeichen
(U-Zeichen) nach den Ubereinstimmungszeichen-Verordnungen der Lander gekennzeichnet
werden. Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach
Abschnitt 2.3 erfullt sind.

Die Gittertrager sind durch den Hersteller fiir jede Produktionsstatte (Herstellwerk) gesondert
mit dem vom Deutschen Institut fir Bautechnik zugeteilten Werkkennzeichen zu
kennzeichnen. Es gilt DIN 488-1, Abschnitt 8.2.5 sowie der Abschnitt 2.4 der "Richtlinie fur
die Uberwachung von geschweiflten Gittertragern als biegesteife Bewehrung".

Die Gittertrager sind mit einem wetterbestandigen Anhanger zu versehen, aus welchem das
Herstellwerk und die Gittertragerbezeichnung einschliellich Hohe, Stabdurchmesser,
Stahlsorten und Duktilitatsklasse erkennbar sind.

Fur die Kennzeichnung der Fertigplatten gilt DIN 1045-4, Abschnitt 7.

Ubereinstimmungsnachweis
Allgemeines

Die Bestatigung der Ubereinstimmung der Gittertrdger mit den Bestimmungen dieser
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss firr jedes Herstellwerk mit einem Uberein-
stimmungszertifikat auf der Grundlage einer werkseigenen Produktionskontrolle und einer
regelmaligen Fremdiberwachung einschliel3lich einer Erstprifung der Gittertrager nach
MafRgabe der folgenden Bestimmungen erfolgen.

Fur die Erteilung des Ubereinstimmungszertifikats und die Fremdiiberwachung einschlieBlich
der dabei durchzufiihrenden Produktprifungen hat der Hersteller der Gittertrager eine hierflr
anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierfir anerkannte Uberwachungsstelle
einzuschalten.

Die Erklarung, dass ein Ubereinstimmungsz__ertifikat erteilt ist, hat der Hersteller durch
Kennzeichnung der Bauprodukte mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) unter
Hinweis auf den Verwendungszweck abzugeben.

Dem Deutschen Institut flr Bautechnik ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des von ihr
erteilten Ubereinstimmungszertifikats sowie eine Kopie des Erstpriifberichts zur Kenntnis zu
geben.

Werkseigene Produktionskontrolle

In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und
durchzufihren. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller
vorzunehmende kontinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser
sicherstellt, dass die von ihm hergestellten Bauprodukte den Bestimmungen dieser
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen.

Die werkseigene Produktionskontrolle der Gittertrager ist nach DIN 488-6, Abschnitt 5.2
durchzufihren. Far die Fertigplatten ist DIN 1045-4 maligebend.

Der Hersteller der Gittertrager muss sich davon lberzeugen, dass die fiir das Vormaterial in
DIN 488-1 oder nach bauaufsichtlicher Zulassung geforderten Eigenschaften durch
Werkkennzeichen und U-Zeichen oder bei Selbsterzeugung des Vormaterials durch den
Gittertragerhersteller durch eine entsprechende werkseigene Produktionskontrolle belegt
sind. Deren Ergebnisse sind aufzuzeichnen und auszuwerten. Die Aufzeichnungen mussen
mindestens folgende Angaben enthalten:

1.15.2-38/12
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- Bezeichnung des Gittertragers einschl. Hohe, Stabdurchmesser und Stahlsorten,
- Beschreibung und Prifung des Ausgangsmaterials und der Bestandteile,

- Art der Kontrolle oder Prifung,

- Datum der Herstellung und der Priifung des Gittertragers,

- Ergebnis der Kontrollen und Prifungen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den
Anforderungen,

- Unterschrift des fiir die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen.

Die Aufzeichnungen sind mindestens finf Jahre aufzubewahren und der fir die
Fremdiiberwachung eingeschalteten Uberwachungsstelle vorzulegen. Sie sind dem
Deutschen Institut fir Bautechnik und der zustédndigen obersten Bauaufsichtsbehdrde auf
Verlangen vorzulegen.

Bei ungenugendem Prifergebnis sind vom Hersteller unverzuglich die erforderlichen
MaRnahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Bauprodukte, die den Anforderungen
nicht entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit lbereinstimmenden
ausgeschlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch mdglich und
zum Nachweis der Mangelbeseitigung erforderlich - die betreffende Prifung unverziglich zu
wiederholen.

Fremdiiberwachung

In jedem Herstellwerk ist die werkseigene Produktionskontrolle durch eine Fremdulber-
wachung regelmafig zu Uberprifen. Fir Umfang, Art und Haufigkeit der Fremdiiberwachung
fur die Gittertrager ist DIN 488-6, Abschnitt 5.4, fir die Fertigplatten ist DIN 1045-4
malfigebend.

Im Rahmen der Fremdiiberwachung ist eine Erstpriifung der Gittertrager durchzufiihren und
sind Proben fur Stichprobenprifungen zu entnehmen. Die Probenahme und Prifung
obliegen jeweils der anerkannten Uberwachungsstelle.

Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremdiberwachung sind mindestens finf Jahre
aufzubewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Uberwachungsstelle dem
Deutschen Institut fir Bautechnik und der zustédndigen obersten Bauaufsichtsbehdrde auf
Verlangen vorzulegen.

Bestimmungen fiir Entwurf und Bemessung

Allgemeines

Es gilt DIN 1045-1 bzw. DIN EN 1992-1-1 in Verbindung mit DIN EN 1992-1-1/NA, falls im
Folgenden nichts anderes bestimmt wird. Es dirfen jedoch nur die Regeln ein und derselben
Norm angewendet werden. Eine Mischung ist nicht zul&ssig.

Entwurf

Allgemeines

(1) Die Fertigplatten missen den Anlagen 2 bis 11 entsprechen.

Die Gittertrager sind in der Regel lotrecht anzuordnen. Sollen Gittertrdger waagerecht

angeordnet werden, ist dies unter folgenden Bedingungen maéglich:

- Die Diagonalen der Gittertrager missen Ubereinander liegen, um die Einflihrung von
Ruttelgeraten von oben nach unten zu gewahrleisten, sofern nicht ein Beton der
Ausbreitmalklasse F5 oder hdher nach DIN EN 206-1 verwendet wird.

- Bei Wanden, die plattenartig Lasten senkrecht zu den Gittertragergurtstaben abtragen,
z. B. bei vertikal spannenden Wanden mit horizontal angeordneten Gittertragern unter
Erddruck, darf der grofte in Spannrichtung gemessene Abstand von
Verbundbewehrungen nicht mehr als das Doppelte der Wanddicke betragen.

1.15.2-38/12
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Sollen Fertigplatten zur Drucklbertragung in der Fuge mit herangezogen werden, muss
beim Einbau zwischen der Oberflache der Decke und der Unterkante der Fertigplatten ein
mindestens 30 mm breiter Zwischenraum zum einwandfreien Einbringen des Ortbetons
verbleiben (Anlagen 5 bis 8).

(2) Die in den Fertigplatten angeordnete statisch erforderliche Trag- und Querbewehrung ist
an den PlattenstéRen, Wandecken und Wandanschlissen nach DIN 1045-1, Abschnitte 12.6
und 12.8 bzw. DIN EN 1992-1-1, Abschnitt 6.6, z. B. durch zusatzlich in den Ortbeton
eingelegte oder dorthin aufgebogene Bewehrungsstabe mit beidseitiger Ubergreifungsléange
nach DIN 1045-1, Abschnitt 12.8.2 bzw. nach DIN EN 1992-1-1 und DIN EN 1992-1-1/NA,
Abschnitt 8.7.3, zu verbinden. Die Ortbetoniiberdeckung der zu stoRenden Bewehrung darf
5 mm nicht unterschreiten und 20 mm nicht Gberschreiten.

Die gerippten Untergurte der Gittertrager diirfen wie Betonstahimatten mit gerippten Staben
verankert werden.

Die glatten Untergurte der Gittertrager diirfen entsprechend DIN 1045-1, Tabelle 26, Zeile 5
bzw. DIN EN 1992-1-1 und DIN EN 1992-1-1/NA, Abschnitt 8.4.4 (2) fur angeschweilte
Querstabe verankert werden, wobei das Grundmal bzw. der Grundwert der
Verankerungslange I, =700 mm bzw. Iy =700 mm betragt. Bei Verwendung von
Leichtbeton ist das Grundmall bzw. der Grundwert der Verankerungslange mit dem
Faktor 1/m; zu erhdhen (ns nach DIN 1045-1, Tabelle 10 bzw. nach DIN EN 1992-1-1,
Abschnitt 11.3.1 (3)).

Unabhangig von der Oberflache der Untergurtstabe ist bei Untergurtstaben mit ds = 5 mm
bis 10 mm ein Schweillpunkt und sind bei Untergurtstaben mit ds = 12 mm oder 14 mm zwei
Schweillpunkte je Untergurtstab einem aufgeschweilten Querstab einer Betonstahimatte
gleichzusetzen.

(3) Die Betondeckung gegen den Kernbeton ist nach DIN 1045-1 bzw. nach
DIN EN 1992-1-1 und DIN EN 1992-1-1/NA einzuhalten. Fir die Gittertrager-Gurtstabe und
der Tragstabe der Betonstahlmatten missen zusatzlich die Angaben nach Tabelle 5 und den
Anlagen eingehalten werden.

Bei der Bemessung der Filigran-EQ-Gittertrager ist zu beachten, dass nur die zum Auflager
hin steigenden Diagonalen angerechnet werden diirfen.

Die Betondeckung der Gittertrager EW-Gurtstabe gegen den Kernbeton muss mindestens
10 mm betragen. Auf Riegelstdbe bzw. auf Verankerungsstabe darf verzichtet werden, wenn
bei Beton der Festigkeitsklasse C 20/25 und C 20/30 oder LC 25/28 und LC 30/33 die
Betondeckung der Gittertradger-Gurtstdbe mindestens 15mm und bei Beton der
Festigkeitsklasse > C 30/37 oder > LC 35/38 mindestens 12 mm betragt.

Die Verwendung von Normalbeton und Leichtbeton mit geschlossenem Geflige im Fertigteil
bzw. als Ortbeton darf unter Beachtung der Regelungen dieser allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung beliebig kombiniert werden.

Im Bereich der Fertigteilfugen darf als Betoniiberdeckung fiir den Korrosionsschutz nur der
Ortbetonquerschnitt in Rechnung gestellt werden (siehe Anlage 11).

(4) Zur Begrenzung der Rissbreiten ist DIN 1045-1, Abschnitt 11.2 bzw. DIN EN 1992-1-1
und DIN EN 1992-1-1/NA, Abschnitte 7.3 bzw. 12.7 zu beachten. Bei langeren Bauwerken
oder Bauteilen, bei denen durch Schwinden Zwange und somit grobe Schwindrisse
entstehen konnen, dirfen zur Beschrankung der Rissbildung geeignete konstruktive
MaRnahmen, z. B. Bewegungsfugen, entsprechende Bewehrung oder zwangfreie Lagerung,
getroffen werden.

(5) Fur die Aufnahme von ortlich auftretenden Biegespannungen in den Lastfallen Transport
und Montage, sowie zur Aufnahme von Zwangbeanspruchungen darf die vorhandene
Bewehrung in Rechnung gestellt werden.
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Tabelle 5: Betondeckung der Gittertragergurte und der Tragstabe der Betonstahimatten
Betondeckung o E’
.. T
o |9egeniber Kernbeton | + o 5
X [T < x O
9 2 copS®
ko] [72] S 3
Gittertrager Beton s 2 3 £ 20 oB S
b= © © =} =] c o) =
5| 3 | 5| ®| 22550
1 5 | §| 8§ | g55SE
o (= (o] o o0
0nFoon.2
- - [mm] [mm] [kN/m]
>LC 12/13 60 28
LC 16/18 0. C 12/15 o 15,6
Filigran-D-, LC 20/22 0. C 16/20 50
Filigran-E-,
> - -
Filigran-SE2- | LC 25/28 o. C 20/25 17 18,4
LC 30/33 0. C 25/30 40 15,6
> LC 35/38 0. C 30/37 12
50 17 18,4
Filigran-EW- 15 | c 2528 0.C 20125 | 45 | 15 - - 17,8
Gittertrager
40 10 15,6
>LC 12/13 60 28
LC 16/18 0. C 12/15 o 15,6
LC 20/22 0. C 16/20 50
Filigran-SE- LC 25/28 0. C 20/25 ) 17 18.4
Gittertrager LC 30/33 0. C 25/30 '
LC 25/28 0. C 20/25 15
LC 30/33 0. C 25/30 40 15,6
> LC 35/38 0. C 30/37 12
>LC 12/13 60 28
Fiicran. LC 16/18 0. C 12/15 o 156
SWE LC20/220.C16/20 | ] )
N LC 25/28 0. C 20/25
Gittertrager | | ¢ 30/33 0. C 25/30 17 18,4
> LC 25/28 o. C 20/25 40 15 15,6
F|.I|gran:EQ- Nicht zur Aufnahme von Schalungsdruck ansetzbar.
Gittertrager

295972.12
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3.2.2

3.23

295972.12

Unbewehrte Wénde
(1) Abschnitt 3.2.1 dieser Zulassung ist zu beachten.

(2) Der Kernbeton lauft vom Grundkorper bis zum obersten Geschoss durch. Dabei gehen
die Betonkernmittelebenen der Ubereinander stehenden Wande durch alle Geschosse ohne
Abstufung durch. Wenn dies aus baulichen Grinden nicht moglich ist, z. B. bei
AuRenwanden verschiedener Dicke, darf die Ausmittigkeit hdchstens so groR3 sein, dass eine
Wandflache in allen Geschossen bundig ist. Die sich ergebenden Versatzmomente sind in
den entsprechenden statischen Nachweisen zu bertcksichtigen.

Es gilt DIN 1045-1, Abschnitt 13.7.4 bzw. DIN EN 1992-1-1 und DIN EN 1992-1-1/NA,
Abschnitte 12.6 und 12.7.

Die Ableitung der waagerechten Auflagerkrafte der Deckenscheiben ist nachzuweisen.

(3) In AuRen-, Haus- und Wohnungstrennwanden sind auRerdem in Hoéhe jeder Geschoss-
oder Kellerdecke zwei durchgehende Bewehrungsstabe mindestens & 12 mm als Ringanker
einzulegen. Zwischen zwei Trennfugen des Gebaudes darf diese Bewehrung auch nicht
durch Fenster oder andere Offnungen unterbrochen werden. BewehrungsstéRe sind
entsprechend DIN 1045-1, Abschnitt 12.8 bzw. DIN EN 1992-1-1 und DIN EN 1992-1-1/NA,
Abschnitt 8.7 auszubilden und versetzt anzuordnen. Auf diese Ringanker darf eine dazu
parallel liegende durchlaufende Bewehrung mit vollem Querschnitt angerechnet werden,
wenn sie in Decken im Abstand von hdchstens 50 cm von der Mittelebene der Wand liegt.
Liegt diese Bewehrung mehr als 50 cm, jedoch maximal 1,00 m von der Mittelebene der
Wand entfernt, darf der halbe Querschnitt angerechnet werden.

Die Mindestbewehrung der Fertigplatten zur Aufnahme des Schalungsdrucks muss
Abschnitt 3.3.2 entsprechen.

(4) Anordnung der Gittertrager als Verbundbewehrung

Als Verbundbewehrung darf die Diagonalenneigung der Gittertrager 35°< a < 90° betragen.
Es dirfen nur die Diagonalen als Verbundbewehrung in Rechnung gestellt werden, wenn sie
in einem gedachten Fachwerkmodell als Zugstreben wirken.

In einachsig gespannten Wanden gilt fir die maximalen Gittertragerabstande DIN 1045-1,
Abschnitt 10.3.6 (11) bzw. DIN EN 1992-1-1 und DIN EN 1992-1-1/NA, Abschnitt NCI
Zu 6.2.5 (3).

Bewehrte Wande

(1) Fir bewehrte Wande gilt DIN 1045-1, Abschnitt 13.7.1 bzw. DIN EN 1992-1-1 und
DIN EN 1992-1-1/NA, Abschnitt 9.6. Bei bewehrten Wanden darf die statisch erforderliche
Bewehrung ganz oder teilweise in den Fertigplatten angeordnet werden, wobei die
erforderliche Mindestbewehrung zur Aufnahme des Schalungsdruckes hierauf angerechnet
werden darf.

Die Bewehrung der Fuge (siehe Anlagen 2, 3 und 4, Bilder 9, 11 und 13) darf entfallen, wenn
beim Standsicherheitsnachweis des Wandabschnittes beidseitig gelenkige Lagerung
angenommen und auf die Berlicksichtigung glnstig wirkender Momente verzichtet wird.

(2) In bewehrten Wanden muss der Durchmesser der Tragstabe mindestens 6 mm und bei
Betonstahlmatten B500A oder B500B mindestens 5 mm betragen. Der Abstand dieser Stabe
darf héchstens 200 mm sein. Auf jeder Seite sind je Meter Wandhdhe bei Betonstahimatten
mindestens 335 mm und bei allen anderen Betonstahlsorten mindestens 36 mm
anzuordnen.

Die Sicherung der Bewehrungsstdbe nach DIN 1045-1, Abschnitt 13.7.1 (9) bis (11) bzw.
DIN EN 1992-1-1 und DIN EN 1992-1-1/NA, Abschnitt 9.6.4 kann unter Beachtung der
Bemessungswerte  des  Knotenscherwiderstandes  durch  die  angeschweildten
Gittertragerdiagonalen gewahrleistet werden.
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(3) Anordnung als Verbundbewehrung in Wanden ohne rechnerisch erforderliche
Querkraftbewehrung:

Es sind die Bestimmungen von Abschnitt 3.2.2 (4) einzuhalten.

(4) Anordnung als Querkraft- und Verbundbewehrung in Wanden mit rechnerisch
erforderlicher Querkraftbewehrung:

Neigungen der Diagonalen kleiner als 45° sind unzuldssig (45°< a < 90°).

Der Abstand der Schubbewehrung in Tragrichtung ist in Abhangigkeit vom
Druckstrebenwinkel & und dem Winkeloo der Diagonalen zu begrenzen auf
Smax < (cot 6 + cot o) * z <200 mm.

Fir die maximale Querkrafttragfahigkeit bei Elementwanden mit Gittertragern als Querkraft-
und Verbundbewehrung Vrg maxct gilt Abschnitt 3.3.3.2.3 (3) bzw. 3.3.3.2.3 (4).

In einachsig gespannten Wanden gilt fir die maximalen Gittertragerabstande DIN 1045-1,
Abschnitt 10.3.6 (11) bzw. DIN EN 1992-1-1 und DIN EN 1992-1-1/NA, Abschnitt NCI
Zu 6.2.5 (3).

In zweiachsig gespannten Wanden darf der Abstand der Verbundbewehrung in
Langsrichtung der Gittertrager (Stutzrichtung der Wand) das 2,5 fache der Wanddicke nicht
Uberschreiten. Quer zu den Gittertrdgern ist als maximal zuldssiger Abstand
Smax < 2h <625 mm bzw. s, < 2h <500 mm fir Fertigplatten aus Leichtbeton einzuhalten.
Wande unter nicht vorwiegend ruhenden Verkehrslasten

Allgemeines

Dieser Abschnitt gilt flir nicht vorwiegend ruhende Verkehrslasten und auch fiir Wande in
Fabriken und Werkstatten mit schwerem Betrieb, also fir Wande, auf denen Decken mit
einer gleichmafig verteilten charakteristischen Verkehrslast > 10 kN/m? belastet sind.

Die Fertigplatten missen mindestens 60 mm dick sein, und aus Normalbeton mindestens
der Festigkeitsklasse C 20/25 bestehen, falls nach Abschnitt 3.3 nicht hohere Festigkeiten
erforderlich sind.

Diagonalstabneigungen unter 45° sind nicht zul&ssig.

Die Biegezugbewehrung im Fertigteil ist durchgehend anzuordnen. Die Stabdurchmesser
dirfen 16 mm nicht Uberschreiten.

Zur Aufnahme nicht vorwiegend ruhender Lastanteile dirfen nur Filigran-EQ-Gittertrager
verwendet werden.

Die Gittertragergurtstabe dirfen nicht in Rechnung gestellt werden.

Der Abstand zwischen den Filigran-EQ-Gittertragern darf bis zur Querkraftgrenze Veggq < Vrq et
nach DIN 1045-1 (gemaR Anlage 12) bzw. Vgq<Vgge nach DIN EN 1992-1-1 und
DIN EN 1992-1-1/NA maximal 750 mm und bis zur Querkraftgrenze
VRdet < Ved £ 0,5 VRg max 6T nach DIN 1045-1 (gemaf Anlage 12) bzw.
VRde € VEd £0,5 VRgmaxet nach DIN EN 1992-1-1 und DIN EN 1992-1-1/NA -mit VrdmaxcT
nach Abschnitt 3.3.3.2.3 dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung - maximal
400 mm - betragen.

Gelenkiger Anschluss Wand - Decke

Als gelenkig gelagerte Decken gelten z. B. auch solche, bei denen rechnerisch durch
Annahme klaffender Fugen die Einleitung von Momenten beschrankt wird.

Im Bereich der oberen und unteren Wandenden sind zusatzlich zu den Gittertragern nach
Abschnitt 2.2.2 mindestens 800 mm lange Filigran-EQ-Gittertragerabschnitte im Abstand von
héchstens 750 mm anzuordnen. Gegebenenfalls ist nachzuweisen, dass die zusatzlichen
Filigran-EQ-Gittertrager zur Aufnahme der Summe der Querkraftbeanspruchungen
ausreichen.
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Ubrige Ausbildung des Anschlusses Wand - Decke
Es ist stets eine Verbund- bzw. Querkraftbewehrung anzuordnen.

An den Wandenden im StoRbereich der Bewehrung (Kopf- bzw. FuBpunkte) ist eine
Bewehrung aus Filigran-EQ-Gittertragern als stoRsichernde Bewehrung anzuordnen, die fir
die Kraft aller zu stoRenden Stibe zu bemessen und lber die Ubertragungslange zu
verteilen ist. Die Ubergreifungslénge ist die um 100 mm vergréBerte Ubergreifungslange
nach DIN 1045-1, Abschnitt 12.8. bzw. DIN EN 1992-1-1 und DIN EN 1992-1-1/NA,
Abschnitt 8.7.3. Dabei dirfen Diagonalen nur angerechnet werden, wenn sie in einem
gedachten Fachwerk als Zugstdbe wirken. Diese Bewehrung darf auf die
Querkraftbewehrung angerechnet werden. Die stoR3sichernde Bewehrung muss Uber die
gesamte Wanddicke reichen.

In eingespannten Wanden durfen die Stabdurchmesser 14 mm nicht Uberschreiten. Bei
einem Bemessungswert der einwirkenden Querkraft von Vggct < Veg 0,5 Vrgmaxer Nach
DIN 1045-1 (gemalR Anlage 12) bzw. Vgrye < Veq £ 0,5 Vrgmaxet Nach DIN EN 1992-1-1 und
DIN EN 1992-1-1/NA  mit Vgrgmaxet hach Abschnitt 3.3.3.2.3 dieser allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung darf der Durchmesser ds der zu stoflenden Bewehrung 12 mm
nicht Uberschreiten. Es dirfen nicht mehr als 10 cm?/m gestof3en werden.

Wandartige Trager
Diese Angaben gelten sinngemaf auch fur Durchbriiche von Wanden, z. B. Tlrsturze.

Grundsatzlich gelten die Angaben der Abschnitte 3.2.1, 3.2.3 und 3.2.4, falls hier nichts
anderes angegeben wird.

EQ-Gittertrager durfen als randsichernde Bewehrung an freien Randern von Wanden mit
einer Bewehrung A > 0,003 A, je Wandseite an Stelle von Steckbligeln entsprechend
Anlage 10, Bild 20 angeordnet werden.

Die Biegezugbewehrung darf im Ortbeton und/oder im Fertigteil angeordnet werden. Bei der
Ausbildung von Bewehrungsstdfien im Auflagerbereich ist Abschnitt 3.3.3.4 zu beachten.

Bemessung
Allgemeines

Der Nachweis der Tragfahigkeit der Wande ist in jedem Einzelfall zu erbringen. Dabei
kénnen auch Bemessungstafeln verwendet werden, die von einem Prifamt fiir Baustatik
geprift sind.

Fur die Ermittlung der SchnittgroRen dirfen Verfahren nach der Plastizitatstheorie und
nichtlineare Verfahren fir Bauteile mit Gittertrdgern nicht angewendet werden. Fir den
Knicksicherheitsnachweis ist Abschnitt 3.3.3.2.4 zu beachten.

Bei Wanden, die aus Betonen unterschiedlicher Festigkeitsklassen bestehen, darf der Beton
mit der hdheren Festigkeitsklasse nur mit den Werten der Festigkeitsklasse in Rechnung
gestellt werden, die um eins hoher liegt, als die des Betons mit der geringeren
Festigkeitsklasse.

Nachweis der Aufnahme des Schalungsdrucks

Die Aufnahme des horizontalen Frischbetondrucks ist in jedem Fall nachzuweisen. Dabei
sind die tatsachliche Steiggeschwindigkeit (Betoniergeschwindigkeit), Konsistenzklasse,
Rohdichte und das Erstarrungsverhalten des Frischbetons sowie sonstige Einflussfaktoren
auf die Grolie des Frischbetondrucks zu berilicksichtigen.

Die Bemessungswerte des Tragwiderstandes je 1 m Gittertrdger sind in Abhangigkeit von
der Betonfestigkeit (zum Zeitpunkt des Einbringens des Ortbetons), Plattendicke und
Betondeckung gegenuber dem Kernbeton in Tabelle 5 angegeben. Die zulassige
Betoniergeschwindigkeit errechnet sich unter anderem in Abhangigkeit vom gewahlten
Gittertragerabstand. Der maximale Gittertragerabstand betragt 625 mm.
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Der charakteristische Wert des horizontalen Frischbetondrucks ist nach DIN 18218 zu
bestimmen. Der Bemessungswert des Frischbetondruckes ong darf im Montagezustand der
Elementwande mit Gittertrdgern (abweichend von DIN 18218, Abschnitt 4.2) mit dem
Teilsicherheitsbeiwert y= = 1,15 ermittelt werden. Die sich daraus ergebende Belastung flr
die Gittertrager darf die Bemessungswerte des Tragwiderstandes nach Tabelle 5 nicht
Uberschreiten. Ansonsten sind die Steiggeschwindigkeit bzw. andere Einflussfaktoren
und / oder der Gittertragerabstand zu andern.

Eine Steiggeschwindigkeit von maximal 0,80 m/h sollte in der Regel nicht Uberschritten
werden.

Als Mindestbewehrung zur Aufnahme des Frischbetondrucks auf die Schalung sind in den
Fertigplatten Betonstahimatten 150x250x5x4 (Tragstdabe rechtwinklig zu den
Gittertragergurten und Querstabe innen liegend) oder eine entsprechende Bewehrung aus
Betonstabstahl anzuordnen.

3.33 Bemessung im Endzustand

3.3.3.1 Allgemeines
Es gilt DIN 1045-1 bzw. DIN EN 1992-1-1 in Verbindung mit DIN EN 1992-1-1/NA, falls im
Folgenden nichts anderes bestimmt wird.

3.3.3.2 Nachweise bei vorwiegend ruhender Belastung

3.3.3.2.1 Bemessung fur Biegung
Der Bemessungswert der Streckgrenze ist bei Unter- und Obergurtstdben aus gerippten
Staben mit f,q = 435 MN/m? (f,,/1,15), bei solchen aus glatten Staben mit f,q = 365 MN/m?
(f/1,15) in Rechnung zu stellen.

3.3.3.2.2 Schubkraftiibertragung in der Fuge
(1) Bemessung nach DIN 1045-1
Fur die Schubkraftiibertragung in der Fuge gelten die Angaben der Anlage 12 dieser
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung.
(2) Bemessung nach DIN EN 1992-1-1
Fir die Schubkraftibertragung in der Fuge gelten DINEN 1992-1-1 und
DIN EN 1992-1-1/NA, Abschnitt 6.2.5. Bei Verwendung von Leichtbeton mit geschlossenem
Gefuge sind zusatzlich die Abschnitte NCI Zu 11.6.2 (NA.3), NDP Zu 11.6.2 (1) und die
Materialwerte nach Abschnitt 11 zu beachten.
Die Ermittlung der maximalen Schubtragféhigkeit vrgi, max in der Fuge erfolgt:

- fur Wéande aus Normalbeton nach Gleichung (6.25) von DIN EN 1992-1-1 und
DIN EN 1992-1-1/NA. Die maximale Schubtragfahigkeit Vrg max darf aulerdem den
entsprechenden Wert nach Tabelle 6a dieser allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung nicht Uberschreiten.

- fur Wande mit Leichtbeton nach Gleichung (11.6.25) von DIN EN 1992-1-1 und
DIN EN 1992-1-1/NA. Die maximale Schubtragfahigkeit vrqi, max darf aulRerdem den
entsprechenden Wert nach Tabelle 6b dieser allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung nicht Gberschreiten.

Tabelle 6a: VRdi, max IN Abhangigkeit von der Betonfestigkeitsklasse fir Normalbeton
C 20/25 | C 25/30 | C 30/37 | C 35/45 | C 40/50 | C 45/55 | C 50/60
VRdi, max [N/mm?] 2,4 2,8 3,3 3,6 3,8 4,0 4,1
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Tabelle 6b: Vrdi, max iIN Abhangigkeit von der Betonfestigkeitsklasse fiir Leichtbeton

LC LC LC LC LC LC LC LC LC
12/13 | 16/18 | 20/22 | 25/28 | 30/33 | 35/38 | 40/44 | 45/50 | 50/55

VRdi, max [N/mm?] 1,4 1,8 21 2,6 3,0 3,3 3,5 3,8 4,0

Besteht ein Querschnitt aus Betonen verschiedener Festigkeitsklassen, so ist die geringere
Festigkeit in Rechnung zu stellen.

3.3.3.2.3 Bemessung fur Querkraft

295972.12

(1) Nur Diagonalen, die als Zugstabe in einem gedachten Fachwerk wirken, durfen bei der
Bemessung fir Querkraft in Rechnung gestellt werden. Dabei sind Diagonalen wie
aufgebogene Langsstabe zu betrachten und mussen als Querkraftbewehrung eine Neigung
von 45°<a<90° gegen die Gittertragerachse haben. Der Bemessungswert der
Streckgrenze ist bei gerippten Diagonalen mit f,q = 435 N/mm? (f,/1,15), bei profilierten und
glatten Diagonalen mit f,y = 365 N/mm? (f,/1,15) in Rechnung zu stellen.
(2) Bei Verwendung von Filigran-EQ-Gittertragern sind die  unterschiedlichen
Neigungswinkel o; der Gittertragerstabe (45°< o; <90°) in Gittertragerrichtung (Vertikalen
und Diagonalen) bei Ansatz eines einheitlichen Druckstrebenwinkels 8 zu berlcksichtigen:
z VRd Sy, < l 0 X

—— < 1,U (bei Anwendung von DIN 1045-1)

VRd ,max,GT ,ai

bzw.

V )
z& < 1,0 (bei Anwendung von DIN EN 1992-1-1 und DIN EN 1992-1-1/NA)
VRd,max,GT,ai

Dieser Nachweis kann entfallen, wenn die Gesamtquerkraft Veq < min Vrg max 6T,qi iSt.
Bei Anordnung der Filigran-EQ-Gittertrdger senkrecht zum Querkraftverlauf darf zur
Ermittlung von Vg maxct flr die Neigung der Stébe o; = 90° angenommen werden.

Filigran-EQ-Gittertrager mit anrechenbaren Diagonalen gelten als Biigel im Abstand von
100 mm. Sind die Diagonalen nicht anrechenbar ist ein Abstand 200 mm anzusetzen.

(3) Bemessung nach DIN 1045-1

Die Bemessung erfolgt nach Anlage 12.

In Bauteilen ohne rechnerisch erforderliche Querkraftbewehrung nach DIN 1045-1,
Abschnitt 10.3.3 sind die Gittertrager mindestens als Verbundbewehrung entsprechend
Abschnitt 3.2.2 (4) der Zulassung anzuordnen.

In Bauteilen mit rechnerisch erforderlicher Querkraftbewehrung nach DIN 1045-1,
Abschnitt 10.3.4 missen die Gittertrager als Querkraft- und Verbundbewehrung
entsprechend Abschnitt 3.2.3 (4) angeordnet werden.

(4) Bemessung nach DIN EN 1992-1-1 und DIN EN 1992-1-1/NA

Bei planmaBigen Langsdruckspannungen ist der Langsspannungsanteil in den
Berechnungsformeln rechnerisch nicht zu berticksichtigen und somit o¢, = 0 bzw. 04 = 0 zu
setzen.

Fir Bauteile ohne rechnerisch erforderliche Querkraftbewehrung gilt Abschnitt 6.2.2,
Gleichung (6.2.a) bzw. bei Verwendung von Leichtbeton Abschnitt 11.6.1, Gleichung (11.6.2)
von DIN EN 1992-1-1 und DIN EN 1992-1-1/NA. Die Gittertrager sind mindestens als
Verbundbewehrung entsprechend Abschnitt 3.2.2 (4) dieser Zulassung anzuordnen.
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Fir Bauteile mit rechnerisch erforderlicher Querkraftbewehrung gilt Abschnitt 6.2.3 bzw. bei
Verwendung von Leichtbeton Abschnitt 11.6.2  von DIN EN 1992-1-1 und
DIN EN 1992-1-1/NA. Die Gittertrager mussen als Querkraft- und Verbundbewehrung
entsprechend Abschnitt 3.2.3 (4) dieser Zulassung angeordnet werden.

Fur die Neigung 6 der Druckstreben des Fachwerks ist zu beachten, dass bei cot 8 < 1 die
Bemessung nicht zulassig ist. D.h. die Konstruktion ist entsprechend zu andern, so dass
cot 8 = 1 eingehalten wird.

Der Bemessungswert der einwirkenden Querkraft Vgq bei Wanden mit Gittertragern als
Querkraftbewehrung ist nach DIN EN 1992-1-1 und DIN EN 1992-1-1/NA, Abschnitt 9.3.2 (3)
auf VegmaxeT = 1/3 VrRamax 2ZU begrenzen, wobei Vgrgmax nach Gleichung (6.14) von
DIN EN 1992-1-1 und DIN EN 1992-1-1/NA zu ermitteln ist.

Fir die Bemessung von Querschnitten, die teilweise aus Leichtbeton bestehen, ist
Abschnitt 11 von DIN EN 1992-1-1 und DIN EN 1992-1-1/NA zu beachten.

Fir die aufnehmbare Querkraft ist zusatzlich der Nachweis der Schubkraftibertragung in der
Fuge nach Abschnitt 3.3.3.2.2 (2) dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zu
bericksichtigen.

3.3.3.2.4 Nachweis der Knicksicherheit

3.3.3.3
3.3.3.3.1

295972.12

Bei der Bemessung der Wand darf so vorgegangen werden, als ob der Gesamtquerschnitt
von Anfang an einheitlich hergestellt worden ware. Fiir die Bemessung und den Nachweis
der Knicksicherheit unbewehrter und bewehrter Wande gilt DIN 1045-1, Abschnitt 8.6, bzw.
DIN EN 1992-1-1 und DIN EN 1992-1-1/NA, Abschnitt 5.8 fur bewehrte und Abschnitt 12.6
zusatzlich fur unbewehrte Wande.

Bei Innenwéanden, die beidseitig durch Decken belastet werden, aber mit diesen nicht
biegesteif verbunden sind, darf die Ausmitte von Deckenlasten bei der Bemessung in der
Regel unbericksichtigt bleiben.

Bei Wanden, die einseitig durch Decken belastet werden, ist am Wandkopf eine
dreiecksférmige Spannungsverteilung unter der Auflagerfliche der Decke in Rechnung zu
stellen, falls nicht durch geeignete MalRnahmen eine zentrische Lasteinleitung sichergestellt
ist. Am Wandful} darf ein Gelenk in der Mitte der Aufstandflache angenommen werden.
Nachweis bei nicht vorwiegend ruhender Belastung

Allgemeines

Dieser Abschnitt gilt fir nicht vorwiegend ruhende Verkehrslasten und auch fir Wande in
Fabriken und Werkstatten mit schwerem Betrieb, also fir Wande, auf denen Decken mit
einer gleichmafRig verteilten charakteristischen Verkehrslast > 10 kN/m? belastet sind.

Im Fall der nicht vorwiegend ruhenden Belastung ist Normalbeton einzusetzen. Fur
Leichtbeton sind gesonderte Betrachtungen nétig.

Es durfen nur Filigran-EQ-Gittertrager in Rechnung gestellt werden.

Soweit in diesem Abschnitt und im Abschnitt 3.2.4 nichts anderes festgelegt wird, gilt
Abschnitt 3.3.3.2.

Bei der Biegebemessung dirfen die Stdbe der Ober- und Untergurte nicht in Rechnung
gestellt werden.
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3.3.3.3.2 Ermiudungsnachweis

3.3.34

295972.12

Zusatzlich zu Abschnitt 3.3.3.2 ist die Bemessung gegen Ermidung nach DIN 1045-1,
Abschnitt 10.8 bzw. DIN EN 1992-1-1 und DIN EN 1992-1-1/NA, Abschnitt 6.8 zu flhren,
falls im Folgenden nichts anderes bestimmt wird. Eine Wohlerlinie fir Gittertréager liegt nicht
vor. Die Anwendung von anderen Wodhlerlinien aus DIN 1045-1 bzw. DIN EN 1992-1-1 und
DIN EN 1992-1-1/NA ist fir Gittertrager unzulassig.

Der Ermidungsnachweis ist fur die Gittertrager als Querkraftbewehrung und als
Verbundbewehrung getrennt zu flhren.

Fur den Querkraftnachweis der Gittertrdgerdiagonalen gegen Ermidung darf die
charakteristische  Schwingfestigkeit im Bereich Vgg<Vgrgot bzw. Veg<Vgree 2zu
AGCRsk = 92 N/mm? und im Bereich VRt £ Ved £ 0,5 Vg maxet bZW. 0,5 * Vrgimax X b X z nach
Tabelle 6a zu Acgs = 46 N/mm? angenommen werden. Diese Werte gelten fir den Nachweis

bis N* = 2-10° Lastwechsel.
Der Bemessungswert der einwirkenden Querkraft im Grenzzustand der Tragfahigkeit darf
den Wert 0,5 X Vggimax X b X Z mit Vrgi max NAch Tabelle 6a nicht Uberschreiten.

Die Stahlspannungsamplitude wird mit Hilfe der Fachwerkanalogie mit der verminderten

Druckstrebenneigung tan 6;,; = v/tan® mit 6 nach Abschnitt 3.3.3.2.3 bestimmt.

Fdr den Nachweis der Verbundfuge gilt:

- Der Bemessungswert der Schubkraft in der Fuge im Grenzzustand der Tragfahigkeit
ist auf 50% der Werte Vrqi, max Nach Tabelle 6a zu begrenzen.

- Der Nachweis der Verbundbewehrung ist entsprechend DIN 1045-1,
Abschnitt 10.3.6 (9) bzw. DIN EN 1992-1-1 und DIN EN 1992-1-1/NA,
Abschnitt NCI ZU 6.2.5 (5) ohne den Adhé&sionstraganteil zu fihren (¢; = ¢ = 0).

- Fir den Nachweis der Spannungsschwingbreite in den Gittertragerdiagonalen

(Yesat = 1,0) gilt bis maximal 2.10° Lastwechsel:
AVRgifat = P (BoRsk (1,4 x sina + 1,67 x cosa)
Ys fat
mit:
p = Verbundbewehrungsgrad
Ysfat = 1,15
AGCRsk = 92 N/mm2 (fUr Vgq < VRd,ct bzw. Vg4 < VRd,C ) sonst AGRrsk = 46 N/mm2
a = Neigungswinkel der Diagonalen
Wandartige Trager
Zusatzlich zu den Angaben der Abschnitte 3.3.3.2 und 3.3.3.3 gilt fiir:
- den Stol} der Biegezugbewehrung bei wandartigen Tragern:
Die erforderliche Ubergreifungslange betragterfls=1,11s mit Is nach DIN 1045-1,
Abschnitt 12.8.2.  bzw. 1,11, mit |, nach DIN EN 1992-1-1, Abschnitt 8.7.3.
Rechnerisch beginnt die Ubergreifungslange beim ersten Filigran-Gittertrager.
- die Verwendung von Gittertrdgern als Blgelbewehrung:

Die anrechenbaren Diagonalen der Filigran-EQ-Gittertrager gelten als Bugel im
Abstand von 200 mm.
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4 Bestimmungen fiir die Ausfiihrung
4.1 Allgemeines
Fur die Ausfiihrung gilt DIN EN 13670 zusammen mit DIN 1045-3 und den folgenden
Erganzungen.
4.2 Einbau der Fertigplatten
Fir den Einbau der Fertigplatten gilt DIN EN 13670, Abschnitt 9 zusammen mit DIN 1045-3.
Sie sind so zu lagern und zu transportieren, dass sie dabei nicht Uberbeansprucht oder
beschadigt werden. Gegebenenfalls sind hierfiir gesonderte Nachweise erforderlich.
Am jeweiligen Einbauort muss diese Zulassung vorliegen.
Die Innenflachen der Fertigplatten missen frei von Verschmutzungen sein.
Vom Hersteller der Wandplatten ist unter Berlcksichtigung der allgemeinen Forderungen
von DIN 1045-1, Abschnitt4.2.2 bzw. DINEN 1992-1-1 und DIN EN 1992-1-1/NA,
Abschnitt 10.2 (NA 6), eine Montageanweisung zur Verfligung zu stellen.
Beim Einbau der Decken sind unmittelbar am Auflager Montageunterstiitzungen
anzuordnen, damit die Fertigplatten der Wande im Montagezustand nicht belastet werden.
Eine Montageunterstitzung am Auflager ist nicht erforderlich, wenn
a) die Deckenlasten im Montagezustand (Eigenlast der Rohdecke und p bzw.
gk = 1,5kN/m?) bis zum Erharten des Kernbetons der Wand 15kN/m nicht
Uberschreiten,
b) die lichte Geschosshéhe nicht grof3er als 2,5 m ist,
c) die Betonfestigkeit der Wand-Fertigplatten mindestens 20 N/mm? betragt und
d) die belastete Plattenwandseite im oberen Drittelspunkt im Abstand von 1,25 m gegen
seitliches Ausweichen gehalten wird. Die Aussteifung ist zusatzlich zur
Windbeanspruchung fir eine Horizontallast von 1/100 der Deckenlast im
Montagezustand zu bemessen.
Die entsprechend den Expositionsklassen nach DIN 1045-1 bzw. DIN EN 1992-1-1 und
DIN EN 1992-1-1/NA erforderliche Betondeckung der Bewehrung ist an jeder Stelle im
Bauteil einzuhalten.
4.3 Einbringen des Ortbetons

Z295972.12

Die Fertigplatten mussen eine ausreichende Betonfestigkeit zur Aufnahme des
Schalungsdrucks haben, bevor der Ortbeton eingebracht werden darf. Nach ausreichendem
Annassen der Fertigplatteninnenflachen darf der Ortbeton mit geeigneten Betoniergeraten
eingebracht werden. Der Innenraum zwischen den Fertigplatten muss frei sein von
Verunreinigungen. Der Ortbeton ist in jedem Fall in gleichmafRigen waagerechten Lagen zu
schitten, wobei in jedem Bauabschnitt stets samtliche Wande gleichzeitig hochzufiihren
sind. Bei der Ausfihrung darf die tatsachliche Héhe der waagerechten Lagen je Stunde die
nach Abschnitt 3.3.2 dieser Zulassung ermittelte Steiggeschwindigkeit nicht Uberschreiten
(siehe Montageanweisung). Es ist darauf zu achten, dass die Fuge zwischen den
Fertigteilen und der Decke beim Einbringen des Ortbetonkerns sachgerecht ausgefuhrt wird.
Lotrechte Arbeitsfugen sind mdglichst zu vermeiden. Waagerechte Arbeitsfugen sind im
Allgemeinen nur in Hohe der Geschossdecken anzuordnen. Es darf eine waagerechte
Arbeitsfuge zwischen den Geschossdecken im Ortbetonkern ausgefiuhrt werden, wenn
Gittertrager in den Wanden senkrecht angeordnet sind. Die flr Anschlussbewehrung
erforderlichen Ubergreifungslangen der Bewehrung sind zu beachten. Es gilt DIN EN 13670,
Abschnitt 8.2 (4) zusammen mit DIN 1045-3, Abschnitt 2.8.2 (NA.4).

Der Beton ist so zusammenzusetzen, dass beim Schitten kein Entmischen eintritt. Der
Beton muss sorgfaltig verdichtet werden, um Nesterbildungen zu vermeiden und eine
ausreichende Haftung zwischen Ortbeton und Fertigteilen herzustellen.

1.15.2-38/12



Elektronische Kopie der abZ des DIBt: Z-15.2-40

Deutsches
Institut

fir
Bautechnik

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Nr. Z-15.2-40 Seite 18 von 19 | 20. Marz 2014

Bei Verwendung von Beton ab der Ausbreitmalklasse F4 nach DIN EN 206-1 ist zu
beachten, dass:

der Beton sachgerecht zu férdern und wegen der begrenzten Wirkungsdauer der
FlieBmittel zlgig einzubauen ist. Eine Unterbrechung der Verarbeitung des
fertiggemischten Betons ist daher zu vermeiden.

eine auf die Konsistenz abgestimmte Verdichtung vorgenommen wird. Dies sollte in
der Regel, besonders bei schmalen, hohen oder engbewehrten Bauteilen, durch
Stochern und/oder leichtes Rutteln geschehen.

sich ein hoherer Frischbetondruck einstellt. Dieser ist bei der Bemessung nach
DIN 18218 bzw. Abschnitt 3.3.2 diseer Zulassung zu bericksichtigen.
Solange der Ortbeton nicht ausreichend erhartet ist, sind die Wande vor Erschutterungen
und sonstigen zusatzlichen Belastungen zu schitzen, damit der Verbund zwischen den
Fertigteilen und dem Ortbeton nicht beeintrachtigt wird.

Die Montagehalterungen der Wandelemente miissen bis zum Erharten des Ortbetons
stehen bleiben.

Folgende Normen, Zulassungen und Verweise werden in dieser allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung in Bezug genommen:

- DIN 488-1:2009-08 Betonstahl - Teil 1: Stahlsorten, Eigenschaften, Kennzeichnung

- DIN 488-3:2009-08 Betonstahl - Teil 3: Betonstahl in Ringen, Bewehrungsdraht

- DIN 488-5:2009-08 Betonstahl - Teil 5: Gittertrager

- DIN 488-6:2010-01 Betonstahl - Teil 6: Ubereinstimmumgsnachweis

- DIN 1045-1:2008-08 Tragwerke aus Beton, Stahlbeton und Spannbeton - Teil 1:
Bemessung und Konstruktion

- DIN 1045-2:2008-08 Tragwerke aus Beton, Stahlbeton und Spannbeton - Teil 2:

Beton, Festlegung, Eigenschaften, Herstellung  und
Konformitat — Anwendungsregeln zu DIN EN 206-1

- DIN EN 13670:2011-03 Ausflhrung von Tragwerken aus Beton

- DIN 1045-3:2012-03 Tragwerke aus Beton, Stahlbeton und Spannbeton —Teil 3:
Bauausfiihrung —Anwendungsregeln zu DIN EN 13670

- DIN 1045-3 Ber.1:2013-07 Tragwerke aus Beton, Stahlbeton und Spannbeton —Teil 3:

Bauausfihrung  —Anwendungsregeln zu  DIN EN 13670,
Berichtigung zu DIN 1045-3:2012-03

- DIN 1045-4:2012-02 Tragwerke aus Beton, Stahlbeton und Spannbeton — Teil 4:
Erganzende Regeln fur die Herstellung und die Konformitat von
Fertigteilen

- DIN 18218:2010-01 Frischbetondruck auf lotrechte Schalungen

- DIN EN 206-1:2001-07 Beton - Teil 1: Festlegung, Eigenschaften, Herstellung und
Konformitat

- DIN EN 206-1/A1:2004-10 Beton - Teil 1: Festlegung, Eigenschaften, Herstellung und

Konformitat ; Deutsche Fassung EN 206-1:200/A1:2004
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Beton - Teil 1: Festlegung, Eigenschaften, Herstellung und
Konformitat ; Deutsche Fassung EN 206-1:200/A2:2005
Eurocode 2: Bemessung und Konstruktion von Stahlbeton- und
Spannbetontragwerken - Teil 1-1: Allgemeine
Bemessungsregeln und Regeln fur den Hochbau; Deutsche
Fassung EN 1992-1-1:2004+AC:2010 und

Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter -
Eurocode 2: Bemessung und Konstruktion von Stahlbeton- und
Spannbetontragwerken - Teil 1-1: Allgemeine
Bemessungsregeln und Regeln flr den Hochbau

Erlauterungen zur DIN 1045-1

Erlauterungen zu DIN EN 1992-1-1 und DIN EN 1992-1-1/NA
(Eurocode 2)

Richtlinie fir die Uberwachung von geschweiliten Gittertragern
als biegesteife Bewehrung — Ausgabe August 1993

Beglaubigt
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Bild 1: Filigran-D-Gittertriiger
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Bild 2: Filigran-E-Gittertrager
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Bild 4: Filigran-SE/SE2-Gittertrager
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Werkstoff B500 gemaB Abschnitt 2.1.1 D > 4 x Diagonalendurchmesser

alle Angaben in Millimeter

Filigran-D- und/oder Filigran-E- und/oder Filigran-EW- und/oder Filigran-SE/SE2-

und/oder Filigran-SWE- und Filigran-EQ-Gittertrager fir Filigran-Elementwéande Anlage 1
Gittertragergeometrie Seite 1/2
Filigran-D-, Filigran-E-, Filigran-EW-, Filigran-SE/SE2-Gittertrager
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Bild 5: Filigran-SWE-Gittertrager
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Bild 6: Filigran-EQ-Gittertrager
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Werkstoff B500 gemaB Abschnitt 2.1.1 D > 4 x Diagonalendurchmesser

alle Angaben in Millimeter

Filigran-D- und/oder Filigran-E- und/oder Filigran-EW- und/oder Filigran-SE/SE2- und/oder

Filigran-SWE- und Filigran-EQ-Gittertrager flr Filigran-Elementwande Anlage 1
Gittertragergeometrie Seite 2/2
Filigran-SWE-, Filigran-EQ-Gittertréger
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Horizontalschnitte durch Wande mit FILIGRAN-D-/-E-Tragern
Bild 8: unbewehrte Wand Bild 9: Bewehrte Wand
s = i =
g ,/ Y
Y 71}
/ % A £ b
. ;/[ Stof¥fugen W)
| S
7 . %7
Y. ggf. Ubergreifungsstol® nach Abs. 3.2 r//,é L= Cro
& /7; V. o
fi f'% ;-'::i r g‘
% V.
y AA P
é A ——
# [ [ -_-___‘—-—________‘-—-—
N/ J/:
" A
/I r
o ¢ y Al 7] Ortbetonkern g ’) ©
8 g (7 &
e m;/ Mindestbewehrung v/ v
IS /] /1 zur Aufnahme des v, &
2 Y| Com Schalungsdruckes /] 2
o g L& AL Crom o
% _'—i/_/L s Crom naCh Abs. 3.3‘2 Cnom // Coom - :%
=l WA - Y E
C g ) !‘;/:: é:/ Cngm
Fertigplatten ,
7 at
4. =12
—_—
g —_______‘———-_.________" v
|
_ | _ A VI 7 /R
= = e Ty =5°c
Bewehrung a8l
geman Statk _~TEE=——"T1
—— 7
7\
% W o
o o™
™ D- oder E-Trager >
Wl [ Wil
s
— - R o R A
240 >70" _|>40_ 240 270 _paq_
bzw. = 100 bzw. = 100
" nur bei Verwendung von FlieBbeton
2 bei Wanddicken > 25cm: Gittertragerabstand bis zu 50cm, nach Abs. 2.2.2
¥ Die Bewehrung der StoBfuge kann nach den Bedingungen nach Abs. 3.2.3 entfallen.
Cnom Nach DIN 1045-1:2008-08, Abs 6.3 bzw. DIN EN 1992-1-1 und DIN EN 1992-1-1-/NA, Abs. 4.4.1
alle Angaben in Millimeter
Filigran-D- und/oder Filigran-E- und/oder Filigran-EW- und/oder Filigran-SE/SE2- und/oder
Filigran-SWE- und Filigran-EQ-Gittertrager flr Filigran-Elementwande
Anordnung Anlage 2
Filigran-D-, Filigran-E-Gittertrager
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Horizontalschnitte durch Wande mit FILIGRAN-SWE-Gittertragern

1)
2)
3)

Nur bei Verwendung von FlieBbeton.
bei Wanddicken > 25cm: Gittertragerabstand bis zu 50cm, nach Abs. 2.2.2
Die Bewehrung der StoBfuge kann nach den Bedingungen nach Abs. 3.2.3 entfallen.

Bild 10: unbewehrte Wand Bild 11: Bewehrte Wand
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alle Angaben in Millimeter

Filigran-D- und/oder Filigran-E- und/oder Filigran-EW- und/oder Filigran-SE/SE2- und/oder
Filigran-SWE- und Filigran-EQ-Gittertrager flr Filigran-Elementwande

Anordnung

Filigran-SWE-Gittertrager

Anlage 3
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<312,52

o Tragerabstand < 625

m

<312,52

alle Angaben in Millimeter

Horizontalschnitte durch Wande mit FILIGRAN-SE/SE2-Gittertragern
Bild 12: unbewehrte Wand Bild 13: Bewehrte Wand
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Filigran-D- und/oder Filigran-E- und/oder Filigran-EW- und/oder Filigran-SE/SE2- und/oder
Filigran-SWE- und Filigran-EQ-Gittertrager flr Filigran-Elementwande
Anordnung
Filigran-SE/SE2-Gittertrager
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Bild 14: AuBen- und Innenwandanschluss gelenkige Lagerung
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* Nur wenn die Fertigplatten in diesem Schnitt zur Druckibertragung herangezogen werden sollen.

alle Angaben in Millimeter

Filigran-D- und/oder Filigran-E- und/oder Filigran-EW- und/oder Filigran-SE/SE2- und/oder
Filigran-SWE- und Filigran-EQ-Gittertrager flr Filigran-Elementwande

. . Anlage 5
Deckenanschlusse gelenkige Lagerung
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Bild 15: AuBen- und Innenwandanschluss bei bewehrten Wanden
vorwiegend ruhende Belastung, biegesteifer Anschluss
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* Nur wenn die Fertigplatten in diesem Schnitt zur Druckibertragung herangezogen werden sollen.

alle Angaben in Millimeter

Filigran-D- und/oder Filigran-E- und/oder Filigran-EW- und/oder Filigran-SE/SE2- und/oder
Filigran-SWE- und Filigran-EQ-Gittertrager fir Filigran-Elementwéande

Deckenanschliisse Anlage 6

vorwiegend ruhende Belastung, biegesteifer Anschluss, bewehrte Wand
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Bild 16: Deckenanschluss bei unbewehrter Wand
auch nicht vorwiegend ruhende Belastung
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* Nur wenn die Fertigplatten in diesem Schnitt zur Druckiibertragung herangezogen werden sollen.
alle Angaben in Millimeter

Filigran-D- und/oder Filigran-E- und/oder Filigran-EW- und/oder Filigran-SE/SE2- und/oder
Filigran-SWE- und Filigran-EQ-Gittertrager flr Filigran-Elementwénde

.. . . Anlage 7
Deckenanschlisse auch nicht vorwiegend ruhende Belastung

unbewehrte Wand
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Bild 17: Deckenanschluss bei bewehrter Wand
auch nicht vorwiegend ruhende Belastung, biegesteifer Anschluss
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* Nur wenn die Fertigplatten in diesem Schnitt zur Druckibertragung herangezogen werden sollen.

alle Angaben in Millimeter

Filigran-D- und/oder Filigran-E- und/oder Filigran-EW- und/oder Filigran-SE/SE2- und/oder
Filigran-SWE- und Filigran-EQ-Gittertrager flr Filigran-Elementwénde

. . . Anlage 8
Deckenanschlisse auch nicht vorwiegend ruhende Belastung

biegesteifer Anschluss, bewehrte Wand
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Bild 18: Beispiele fliir Wandanschlisse bei bewehrten Wanden
vorwiegend ruhende Belastung
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alle Angaben in Millimeter

Filigran-D- und/oder Filigran-E- und/oder Filigran-EW- und/oder Filigran-SE/SE2- und/oder
Filigran-SWE- und Filigran-EQ-Gittertrager flr Filigran-Elementwénde

.. . . Anl
Deckenanschlisse auch nicht vorwiegend ruhende Belastung nlage 9

biegesteifer Anschluss
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Bild 19: Wandartiger Trager
Beispiel: Zweifeldtrager mit BewehrungsstoB
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Bild 20: Méglichkeiten der Randsicherung

Randsicherung durch Gittertréager
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Randsicherung durch Bligel {(Haarnadel)

Filigran-SWE- und Filigran-EQ-Gittertrager fir Filigran-Elementwénde

Filigran-D- und/oder Filigran-E- und/oder Filigran-EW- und/oder Filigran-SE/SE2- und/oder

Wandartiger Trager

Anlage 10

Z20895.14

1.15.2-38/12




Elektronische Kopie der abZ des DIBt: Z-15.2-40

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Deutsches
Nr. Z-15.2-40 vom 20. Mérz 2014 lnstl';gt
ar

Bautechnik

Bild 21: Fugenausbildung
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Filigran-D- und/oder Filigran-E- und/oder Filigran-EW- und/oder Filigran-SE/SE2- und/oder
Filigran-SWE- und Filigran-EQ-Gittertrager flr Filigran-Elementwénde

Fugenausbildung
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Bemessung im Endzustand nach DIN 1045-1:2008-08 bzw. davon abweichende Regeln

1 Zusammenwirken von Fertigteilen und Ortbeton

(1) Bei der Bemessung von durch Ortbeton ergénzten Fertigteilquerschnitten darf so vorgegangen werden,
als ob der Gesamtquerschnitt von Anfang an einheitlich hergestellt worden wére. Voraussetzung hierflr ist,
dass die unter dieser Annahme in der Fuge wirkenden Schubkrafte durch Bewehrungen nach den
"Besonderen Bestimmungen", Abschnitt 3.3.83 aufgenommen und die Fuge zwischen dem urspringlichen
Querschnitt und der Erganzung ausreichend rau ausgeflihrt wird (siehe "Besondere Bestimmungen",
Abschnitt 2.2.2).

(2) Schubkraftlbertragung in Fugen

a) Flr die Oberflachenrauhigkeit der Kontakiflache mit dem Ortbeton - Innenflache der Fertigplatten - gilt
Abschnitt 2.2.2 nach dieser bauaufsichtlichen Zulassung.

b) Der Bemessungswert der in der Kontaktfliche zwischen Ortbeton und Fertigteil oder in nachtraglich
erganzten Querschnitten zu Obertragenden Schubkraft je Langeneinheit darf nach Gleichung (1) ermittelt
werden:

Fd' V
VES :%.ﬂ (1)
ed <
Dabei ist
Feq der Bemessungswert des Uber die Fuge zu Ubertragenden Langskraftanteils
Feg der Bemessungswert der Gurtldngskraft infolge Biegung im betrachteten Querschnitt mit
M
F, =—ZEd

c) Der Bemessungswert der aufnehmbaren Schubkraft in Fugen von Verbundbauteilen einschlieBlich der
Fugen zwischen Decken- und Wandelementen darf additiv aus Gl. (2) und Gl. (3) dieser Anlage ermittelt
werden:

VR ZLM “Cilota —M'GNJ ‘b (2)
Dabei ist
ut = 1,0 fOr Normalbeton; flr Leichtbeton nach DIN 1045-1:2008-08, Tabelle 10

cj der Rauhigkeitsbeiwert nach Tabelle 1 und Absatz d)

fota der Bemessungswert der Betonzugfestigkeit des Ortbetons oder des Fertigteils (der kleinere Wert ist
mabBgebend) in N/mm?2mit v, =1,8 flr unbewehrten Beton
ong  die Normalspannung senkrecht zur Fuge ( opy < 0 als Betondruckspannung)

SNd :”—Zdz—o,efcd in N/mm?

ngg  der untere Bemessungswert der Normalkraft senkrecht zur Fuge je L&ngeneinheit (siehe
DIN 1045-1:2008-08, Bild 35a))
b die Breite der Kontakiflache (z. B. einer Horizontalfuge)

Filigran-D- und/oder Filigran-E- und/oder Filigran-EW- und/oder Filigran-SE/SE2- und/oder
Filigran-SWE- und Filigran-EQ-Gittertrager flr Filigran-Elementwénde

Von DIN 1045-1:2008-08 abweichende Regeln fir die Bemessung

Anlage 12
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Tabelle 1 - Beiwerte Cjy 1

Spalte 1 2
Oberflachenbeschaffenheit nach 1 (2) a) Cj
rau 0,40% 0,7
glatt 0,20° 0,6
sehr glatt 0 0,5
% siehe Absatz d)

d) In den Fallen, in denen die Fuge infolge Einwirkungen rechtwinklig zur Fuge unter Zug steht, ist bei
glatten oder rauen Fugen c¢; = 0 zu setzen.

e) Fugen zwischen Fertigteilelementen mit Gittertragern und Ortbetonerganzung sind stets zu bewehren.
Der Bemessungswert der von der Bewehrung aufnehmbaren Schubkraft betragt

VRd,sy =8s" fyd -(1,2u-sino.+ cosa.) 3)
Dabei ist
as der Querschnitt der die Fuge kreuzenden Bewehrung je Ldngeneinheit

o der Winkel der die Fuge kreuzenden Bewehrung (siehe DIN 1045-1:2008-08, Bild 35a)), in
Bauteilen mit rechnerisch erforderlicher Querkraftbewehrung: 45°< o < 90°

f) Die maximale aufnehmbare Schubkraft in der Fuge betragt

VRdj,max =05-M1 -V -foq-b mitv=0,5 flr raue Fugen (4)
mitv = 0,2 fir glatte Fugen
mitv =0 fir sehr glatte Fugen

oder

VRdj,max = 0V Rdi,max
mit Vey max  die maximale Schubtragfahigkeit nach Tabelle 6a (Normalbeton) bzw. Tabelle 6b (Leicht-
beton) dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung.

Es gilt der kleinere Wert.

g) Wenn an Fertigteilplatten mit Ortbetonergénzung planmaBig und dauerhaft Lasten angehangt werden, ist
die Verbundsicherung im unmittelbaren Lasteinleitungsbereich nachzuweisen.

(3) Werden im gleichen Querschnitt Fertigteile und Ortbeton oder auch Zwischenbauteile unterschiedlicher
Festigkeit verwendet, so ist flir die Bemessung des gesamten Querschnitts die geringste Festigkeit dieser
Teile in Rechnung zu stellen, sofern nicht das unterschiedliche Tragverhalten der einzelnen Teile
rechnerisch beriicksichtigt wird.

Filigran-D- und/oder Filigran-E- und/oder Filigran-EW- und/oder Filigran-SE/SE2- und/oder
Filigran-SWE- und Filigran-EQ-Gittertrager flr Filigran-Elementwande
Anlage 12
Von DIN 1045-1:2008-08 abweichende Regeln fiir die Bemessung ,
Seite 2/4
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2 Bemessung fiir Querkraft

2.1 Bauteile ohne rechnerisch erforderliche Querkraftbewehrung

Der Bemessungswert der Querkrafttragfahigkeit Vgy.: biegebewehrter Bauteile ohne Querkraftbewehrung ist
nach Gleichung (5) zu ermitteln. Dabei ist die Wirkung einer Druckspannung oy nicht zu berlicksichtigen.

Veoot = 010+ x-1, -(100p; - )12 ~0,120 4 by, - ®
mit
K=1 +1/@ <20
d
Dabei ist
n; 1,0 fir Normalbeton; flr Leichtbeton nach DIN 1045-1:2008-08, Tabelle 10
[oF der Langsbewehrungsgrad mit
p1= & <0,02
b, -d
Ag die Flache der Zugbewehrung, die mindestens um das MaB d Uber den betrachteten Querschnitt
hinaus geflihrt und dort wirksam verankert wird (siehe DIN 1045-1:2008-08, Bild 32).
by die kleinste Querschnittsbreite innerhalb der Zugzone des Querschnitts in mm
d die statische Nutzhdhe der Biegebewehrung im betrachteten Querschnitt in mm
ok der charakteristische Wert der Betondruckfestigkeit in N/mm?
Ocq der Bemessungswert der Betonlangsspannung in Hohe des Schwerpunktes des Querschnitts mit
Cod = Ned in N/mm2 Dabei ist die Wirkung einer Druckspannung o,y hicht zu bericksichtigen und

C
somit ¢, = 0 anzusetzen

Ney der Bemessungswert der Langskraft im Querschnitt infolge duBerer Einwirkungen oder Vorspannung
(Neg<0 als Langsdruckkraft)

2.2 Bauteile mit rechnerisch erforderlicher Querkraftbewehrung

a) Die Querkraftbemessung biegebewehrter Bauteile mit Querkraftbewehrung erfolgt auf der Grundlage eines
Fachwerkmodells (siche DIN 1045-1:2008-08, Bild 33). Die Neigung 6 der Druckstreben des Fachwerks ist
nach Absatz c) zu begrenzen.

b) Beim Nachweis der Querkraftiragfahigkeit darf im Allgemeinen naherungsweise der Wert z=0,9d
angenommen werden.

Es darf flr z jedoch kein groBerer Wert angesetzt werden, als sich aus z=d - 2¢,,=d - ¢, - 30 mm ergibt
(mit VerlegemaB ¢, der Langsbewehrung in der Betondruckzone).

c) Die Neigung 6 der Druckstreben des Fachwerks ist wie folgt zu begrenzen:

10 < cot < 2= 4 Ocd /fog | 30 felr No.rmalbeton
1-VRac / Ved 20 fiir Leichtbeton
mit
1/3
VRd,C :BCt'Oy10'n1 .ka (1+1,2(;LdJ-bW.z
cd

Filigran-D- und/oder Filigran-E- und/oder Filigran-EW- und/oder Filigran-SE/SE2- und/oder
Filigran-SWE- und Filigran-EQ-Gittertréger flr Filigran-Elementwéande Anlage 12

Von DIN 1045-1:2008-08 abweichende Regeln fiir die Bemessung Seite 3/ 4
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Dabei ist
BCt = 234
n; = 1,0 fir Normalbeton; fir Leichtbeton nach DIN 1045-1:2008-08, Tabelle 10
Ocq der Bemessungswert der Betonlangsspannung in Héhe des Schwerpunktes des Querschnitts mit
Ceg = Neg in N/mm?
C
Ney der Bemessungswert der Langskraft im Querschnitt infolge &uBerer Einwirkungen oder

ac
mit
N4

Dabei ist

Vorspannung (Ngg<0 als Langsdruckkraft)

Bei planmaBigen Lé&ngsdruckspannungen (0. <0) ist der L&ngsspannungsanteil in obigen Formeln
rechnerisch nicht zu berlicksichtigen und somit o,y = 0 zu setzen.

Es ist zu beachten, dass bei cot0 <1 die Bemessung nicht zulassig ist. D.h. die Konstruktion ist
entsprechend zu andern, so dass cot 6 2 1 eingehalten wird.

d) Der Bemessungswert der einwirkenden Querkraft Vg4 ist wie folgt zu begrenzen:

VEed = VRy,maxGT mit

cot 6 + cot o

VRd,max,GT = 0s25 bW Zd, fcd - > for o < 55°

1+ cot® 0

cot 0 + cot o

VRd,max,GT =0,30b, 2z a; fcd 5 (1 + sin((x - 550)) fir o >55°
1+ cot© 6
=0,75n;
=1,0 fir Normalbeton; fiir Leichtbeton nach DIN 1045-1, Tabelle 10

Fir die aufnehmbare Querkraft von Fertigteilelementen mit Ortbetonerganzung ist zusatzlich der Nachweis
der Schubkraftiibertragung in der Fuge zu berlcksichtigen.

Filigran-D- und/oder Filigran-E- und/oder Filigran-EW- und/oder Filigran-SE/SE2- und/oder

Filigran-SWE- und Filigran-EQ-Gittertrager fir Filigran-Elementwénde Anlage 12

Von DIN 1045-1:2008-08 abweichende Regeln fiir die Bemessung Seite 4/ 4
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