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Dekorative Wandbekleidungen nach DIN EN 15102 
"Vitrulan Glasgewebe" 
 
Diese allgemeine bauaufsichtliche Zulassung regelt die Verwendbarkeit der unter dem Zulassungsgegenstand

genannten Produkte nach der harmonisierten Norm DIN EN 15102 für die Verwendung in Aufenthaltsräumen mit

Nachweis des Emissionsverhaltens.  

Der oben genannte Zulassungsgegenstand wird hiermit allgemein bauaufsichtlich zugelassen. 
Diese allgemeine bauaufsichtliche Zulassung umfasst fünf Seiten und eine Anlage mit 
neun Seiten.       
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I  ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 

1 Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit 
des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen. 

2 Sofern in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Anforderungen an die besondere 
Sachkunde und Erfahrung der mit der Herstellung von Bauprodukten und Bauarten 
betrauten Personen nach den § 17 Abs. 5 Musterbauordnung entsprechenden Länder-
regelungen gestellt werden, ist zu beachten, dass diese Sachkunde und Erfahrung auch 
durch gleichwertige Nachweise anderer Mitgliedstaaten der Europäischen Union belegt 
werden kann. Dies gilt ggf. auch für im Rahmen des Abkommens über den Europäischen 
Wirtschaftsraum (EWR) oder anderer bilateraler Abkommen vorgelegte gleichwertige Nach-
weise. 

3 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die für die Durchführung von Bau-
vorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheini-
gungen. 

4 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbe-
sondere privater Schutzrechte, erteilt. 

5 Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter gehen-
der Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", dem Verwender bzw. Anwender des 
Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Ver-
fügung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung 
an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behörden 
Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfügung zu stellen. 

6 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollständig vervielfältigt werden. Eine 
auszugsweise Veröffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts für Bau-
technik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dürfen der allgemeinen bauaufsicht-
lichen Zulassung nicht widersprechen. Übersetzungen der allgemeinen bauaufsichtlichen 
Zulassung müssen den Hinweis "Vom Deutschen Institut für Bautechnik nicht geprüfte Über-
setzung der deutschen Originalfassung" enthalten. 

7 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen der 
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung können nachträglich ergänzt und geändert 
werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern. 
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II  BESONDERE BESTIMMUNGEN 

1 Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich 

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung gilt für die Herstellung und Verwendung der 
dekorativen Wandbekleidungen "Vitrulan Glasgewebe" mit CE-Kennzeichnung nach der 
Norm DIN EN 151021.  

 Die dekorativen Wandbekleidungen erfüllen die Anforderungen der "Grundsätze zur gesund-
heitlichen Bewertung von Bauprodukten in Innenräumen"2 und dürfen demgemäß in Aufent-
haltsräumen verwendet werden. 

2 Bestimmungen für das Bauprodukt 

2.1 Eigenschaften und Zusammensetzung 

2.1.1 Die dekorativen Wandbekleidungen müssen den Bestimmungen der Norm DIN EN 15102 
sowie den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen. Die 
dekorativen Wandbekleidungen aus Glasgewebe müssen bestehen aus 

− dem Glasrohgewebe sowie 

− der weißpigmentierten oder rohweißen Appretur auf Stärkebasis. 

Eine Variante ist zusätzlich mit werkseitig aufgebrachtem Kleber auf Stärkebasis ausge-
rüstet. 

 Die Gesamtdicke der dekorativen Wandbekleidungen muss 0,34 mm bis 1,12 mm (± 10 %) 
und das Gesamtflächengewicht 115 g/m² bis 320 g/m² (± 10 %) betragen.  

2.1.2 Die dekorativen Wandbekleidungen müssen die Anforderungen der "Grundsätze zur 
gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten in Innenräumen" insbesondere hinsichtlich 
der Emissionsbegrenzung flüchtiger und schwer flüchtiger organischer Verbindungen 
erfüllen. 

2.1.3 Die chemische Zusammensetzung der dekorativen Wandbekleidungen muss mit der beim 
Deutschen Institut für Bautechnik hinterlegten übereinstimmen.  

2.1.4 Der in Abschnitt 1 genannte Zulassungsgegenstand umfasst eine Gruppe von Einzelpro-
dukten, deren unterschiedliche Dicken und Flächengewichte den in Abschnitt 2.1.1 angege-
benen Bereichen entsprechen müssen; sie müssen ansonsten in Aufbau und chemischer 
Zusammensetzung identisch sein. Die Liste der Einzelprodukte ist der Zulassung in der 
Anlage 1 beigefügt. 

2.2 Herstellung und Kennzeichnung 

2.2.1 Herstellung 

 Bei der Herstellung der dekorativen Wandbekleidungen sind die Bestimmungen des 
Abschnitts 2.1 einzuhalten. 

2.2.2 Kennzeichnung 

 Die dekorativen Wandbekleidungen, ihre Verpackung oder die Beipackzettel müssen vom 
Hersteller zusätzlich zur CE-Kennzeichnung nach der Norm DIN EN 15102 mit dem Über-
einstimmungszeichen (Ü-Zeichen) nach den Übereinstimmungszeichen-Verordnungen der 
Länder gekennzeichnet werden. Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraus-
setzungen nach Abschnitt 2.3 erfüllt sind. 

                                                      
1
  DIN EN 15102:2011-12 Dekorative Wandbekleidungen – Rollen- und Plattenform  

2
  Grundsätze zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten in Innenräumen, veröffentlicht auf der Homepage 

des DIBt, http://www.dibt.de. 
 Eine Bewertung des Geruches erfolgt im Rahmen der Zulassung nicht. 
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 Weiterhin muss die Kennzeichnung deutlich lesbar folgende Angaben enthalten: 

− "[Produktname]"  

− Übereinstimmungszeichen (Ü-Zeichen) mit Namen des Herstellers und des Herstellwerks 
(kann auch verschlüsselt angegeben werden), Zulassungsnummer und Bezeichnung der 
Zertifizierungsstelle 

− "Emissionsgeprüftes Bauprodukt nach DIBt-Grundsätzen"  

2.3 Übereinstimmungsnachweis 

2.3.1 Allgemeines 

 Die Bestätigung der Übereinstimmung der Bauprodukte mit den Bestimmungen dieser allge-
meinen bauaufsichtlichen Zulassung muss für jedes Herstellwerk mit einem Übereinstim-
mungszertifikat auf der Grundlage einer werkseigenen Produktionskontrolle und einer regel-
mäßigen Fremdüberwachung einschließlich einer Erstprüfung der Bauprodukte nach Maß-
gabe der folgenden Bestimmungen erfolgen. 

 Für die Erteilung des Übereinstimmungszertifikats und die Fremdüberwachung einschließlich 
der dabei durchzuführenden Produktprüfungen hat der Hersteller des Bauprodukts eine 
hierfür anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierfür anerkannte Überwachungsstelle 
einzuschalten.  

Die Erklärung, dass ein Übereinstimmungszertifikat erteilt ist, hat der Hersteller durch Kenn-
zeichnung der Bauprodukte mit dem Übereinstimmungszeichen (Ü-Zeichen) unter Hinweis 
auf den Verwendungszweck abzugeben. 

 Dem Deutschen Institut für Bautechnik ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des von ihr 
erteilten Übereinstimmungszertifikats zur Kenntnis zu geben. 

2.3.2 Werkseigene Produktionskontrolle 

 Es gelten die Regelungen der Norm DIN EN 15102 sowie die im Folgenden aufgeführten 
Bestimmungen.  

In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durchzu-
führen. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzunehmende 
kontinuierliche Überwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicherstellt, dass das 
von ihm hergestellte Bauprodukt den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen 
Zulassung entspricht. 

 Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und auszu-
werten. Die Aufzeichnungen müssen mindestens folgende Angaben enthalten: 

− Bezeichnung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials und der Bestandteile 

− Art der Kontrolle oder Prüfung 

− Datum der Herstellung und der Prüfung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials 
oder der Bestandteile 

− Ergebnis der Kontrollen und Prüfungen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den Anfor-
derungen 

− Unterschrift des für die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen 

 Die Aufzeichnungen sind mindestens fünf Jahre aufzubewahren und der für die Fremdüber-
wachung eingeschalteten Überwachungsstelle vorzulegen. Sie sind dem Deutschen Institut 
für Bautechnik und der zuständigen obersten Bauaufsichtsbehörde auf Verlangen vorzu-
legen. Bei ungenügendem Prüfergebnis sind vom Hersteller unverzüglich die erforderlichen 
Maßnahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Bauprodukte, die den Anforderungen 
nicht entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit übereinstimmenden 
ausgeschlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch möglich und 
zum Nachweis der Mängelbeseitigung erforderlich - die betreffende Prüfung unverzüglich zu 
wiederholen. 
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2.3.3 Fremdüberwachung 

 In jedem Herstellwerk ist die werkseigene Produktionskontrolle durch eine Fremdüber-
wachung regelmäßig zu überprüfen, mindestens jedoch einmal jährlich. Dabei ist sicherzu-
stellen, dass im Überwachungszeitraum die geprüften Einzelprodukte repräsentativ für die 
gesamte Gruppe sind. Im Rahmen der Fremdüberwachung ist eine Erstprüfung des Baupro-
dukts durchzuführen, und es können auch Proben für Stichprobenprüfungen entnommen 
werden. Die Probenahme und Prüfungen obliegen jeweils der anerkannten Überwachungs-
stelle. Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremdüberwachung sind mindestens fünf Jahre 
aufzubewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Überwachungsstelle dem 
Deutschen Institut für Bautechnik und der zuständigen obersten Bauaufsichtsbehörde auf 
Verlangen vorzulegen. 

 Zum Nachweis des Emissionsverhaltens gemäß den "Grundsätzen zur gesundheitlichen 
Bewertung von Bauprodukten in Innenräumen"  ist einmal jährlich eine 3-tägige Emissions-
prüfung oder eine adäquate Kurzzeitprüfung, die mit dem DIBt abzustimmen ist, durchzufüh-
ren. Im Rahmen der vorzugsweise letzten Fremdüberwachung ist eine vollständige Prüfung 
des Emissionsverhaltens (28 Tage oder entsprechend den Abbruchkriterien 3 oder 7 Tage3) 
durchzuführen. Die Hinweise für die Entnahme von Bauproduktproben im Werk für die 
Emissionsprüfung sind zu beachten.3  

 Weitere Maßnahmen und Prüfungen im Rahmen der Fremdüberwachung sind mit dem DIBt 
abzustimmen.  

 

 

Wolfgang Misch Beglaubigt 

Referatsleiter 

 

 

 

                                                      
3
  Veröffentlicht auf der Homepage des DIBt, http://www.dibt.de 
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Zulassungsgegenstand: Anlage 1
"Vitrulan Glasgewebe" Seite 1 von 9

Auflistung der in der Zulassung geregelten Einzelprodukte:  

Lfd. 
Nr. 

Name der dekorativen 
Wandbekleidung 

Lfd. 
Nr. 

Name der dekorativen 
Wandbekleidung 

1 100 37 1004 

2 115 38 1005 

3 116 39 2001 

4 131 40 2002 

5 132 41 2003 

6 142 42 2004 

7 158 43 2005 

8 165 44 3001 

9 170 45 3003 

10 175 46 3004 

11 185 47 3005 

12 300 48 3006 

13 410 49 3007 

14 430 50 3008 

15 430 51 3009 

16 502 52 3010 

17 505 53 4001 

18 513 54 4002 

19 518 55 4003 

20 525 56 4005 

21 534 57 4810 

22 535 58 4822 

23 535 59 4855 

24 537 60 4860 

25 538 61 4870 

26 560 62 4890 

27 600 63 7001 

28 605 64 7002 

29 610 65 7003 

30 615 66 7003 

31 630 67 7004 

32 640 68 7005 

33 650 69 7007 

34 660 70 7012 

35 665 71 7013 

36 1002 72 7015 
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Zulassungsgegenstand:  Anlage 1 
"Vitrulan Glasgewebe" Seite 2 von 9 
 

Lfd. 
Nr. 

Name der dekorativen 
Wandbekleidung 

Lfd.  
Nr. 

Name der dekorativen 
Wandbekleidung 

73 7021 112 9165 

74 7022 113 600207 

75 7024 114 6002051 

76 7030 115 6002052 

77 7031 116 6002053 

78 7032 117 6002056 

79 7300 118 6002057 

80 7311 119 6002058 

81 7315 120 6002060 

82 7320 121 6002065 

83 7322 122 6002067 

84 7325 123 6002068 

85 7333 124 6002071 

86 7351 125 6002072 

87 7352 126 6002073 

88 7355 127 6002074 

89 7356 128 6002075 

90 7357 129 6002076 

91 7358 130 6008254 

92 7370 131 6008256 

93 7373 132 6032822 

94 7374 133 6032823 

95 7391 134 6032824 

96 7392 135 6033692 

97 7393 136 6033694 

98 7395 137 6033695 

99 7890 138 6033696 

100 7891 139 6051867 

101 7895 140 6059953 

102 9110 141 1 JG 50 Superfein 

103 9115 142 100 O  

104 9120 143 100 VG 

105 9125 144 11 JG 25 Karo 

106 9130 145 12 JG 25 Krepp 

107 9135 146 131 VG 

108 9140 147 132 VG 

109 9145 148 14 JG 25 Kästchen 

110 9150 149 15 JG 25 Kristall 

111 9160 150 16 JG 25 Streifen 
 

E
le

kt
ro

ni
sc

he
 K

op
ie

 d
er

 a
bZ

 d
es

 D
IB

t: 
 Z

-1
59

.1
0-

18



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung 
Nr. Z-159.10-18 vom 3. Februar 2014 
 

 Z99378.13 1.159.10-24/13

 
 
Zulassungsgegenstand:  Anlage 1 
"Vitrulan Glasgewebe" Seite 3 von 9 
 

Lfd. 
Nr. 

Name der dekorativen 
Wandbekleidung 

Lfd.  
Nr. 

Name der dekorativen 
Wandbekleidung 

151 165 VG 186 5002 Geometrie 1 

152 170 VG 187 5003 Geometrie 2 

153 180 VGO  188 5004 Welle 1 

154 185 O 189 5005 Welle 2 

155 2 JG 50 Fein 190 5006 Ringe 

156 2 JVB 50 Fein 191 5007 Schilf 

157 29 2011 192 5008 Stein 1 

158 29 2012 193 5009 Stein 2 

159 29 2027 194 5010 Kreise 

160 3 JG 50 Mittel 195 5012 Domino 

161 3 JVB 50 Mittel 196 5013 Rips 

162 39 2202 197 5014 Streifen 1 

163 39 2205 198 5015 Weide 

164 39 2208 199 5016 Eis  

165 39 2209 200 5017 Streifen 2  

166 39 2210 201 527 Orleans 

167 39 2211 202 528 Cannes 

168 39 2212 203 529 Lille 

169 39 2215 204 531 Strasbourg 

170 39 2218 205 532 Nimes 

171 39 2227 206 7 JG 25 Doppelfaden 

172 39 2253 207 7 JVB 25 Doppelfaden 

173 40 21 08 208 7011 (neu) 

174 40 21 11 209 734 

175 40 21 12 210 735 

176 40 21 14 211 737 

177 40 21 18 212 762 Paris 

178 40 21 20 213 763 Arles 

179 4000 Logo 214 764 Colmar 

180 410 VG 215 765 Toulouse 

181 410 VG 216 766 Brest 

182 4822 VB 217 8 JG 25 Fischgrät 
183 5 JG 25 Grob 218 8 JVB 25 
184 5000 Neutral 219 8100 Fein 

185 5001 Blume 220 8135 Mittel 

151 165 VG 221 8170 Fischgrät Fein 

152 170 VG 222 8180 Doppelkette "neue Qualität" 

153 180 VGO  223 8190 Deckengewebe 
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Zulassungsgegenstand: Anlage 1
"Vitrulan Glasgewebe" Seite 4 von 9
 

Lfd. 
Nr. 

Name der dekorativen 
Wandbekleidung 

Lfd.  

Nr. 
Name der dekorativen 
Wandbekleidung 

224 8200 Saniergewebe 261 aqua plus phantasy 5925  

225 828 Grasse 262 aqua plus phantasy 5938  

226 829 Grenoble 263 aqua plus phantasy 5946  

227 830 Versailles 264 aqua plus phantasy 5947  

228 831 Monte Carlo 265 aqua plus phantasy 5949  

229 835 Marseille 266 aqua plus phantasy 5950  

230 865 Metz 267 aqua plus phantasy 5951  

231 9115 VG 268 aqua plus phantasy 5952  

232 9120 VG 269 aqua plus phantasy 5953  

233 9125 VG 270 aqua plus phantasy 5960  

234 9135 O 271 aqua plus phantasy 5971  

235 9135 VG 272 aqua plus phantasy 5972  

236 9135 VGO 273 aqua plus phantasy 5973  

237 9140 O 274 aqua plus phantasy 5974  

238 9140 VG 275 aqua plus phantasy 5975  

239 9140 VGO 276 aqua plus phantasy 5977  

240 9150 O 277 aqua plus phantasy pigm. 5938  

241 9150 VG 278 aqua plus pigment 603 

242 9150 VGO 279 aqua plus pigment 604 

243 9180 O 280 aqua plus pigment 608 

244 9180 VGO 281 aqua plus pigment 629 

245 Alborg  282 aqua plus pigment 633 

246 Alpha 283 aqua plus pigment 635 

247 Alpha VG 284 aqua plus pigment 639 

248 Alta 285 aqua plus pigment 650 

249 aqua pigment 500 286 Aquatech Saniergewebe 

250 aqua pigment 505 287 Bergen 

251 aqua plus classic 532 288 Beta 

252 Aqua Plus P 100 289 Beta VG 

253 Aqua Plus P 103 290 Borkum 

254 Aqua Plus P 104 291 Capa 1138 

255 Aqua Plus P 108 292 classic 100 

256 Aqua Plus P 115 293 classic 100 O 

257 Aqua Plus P 125 294 classic 129 

258 aqua plus phantasy 5904  295 classic 130 

259 aqua plus phantasy 5906  296 classic 132 O 

260 aqua plus phantasy 5913  297 classic 135 
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Zulassungsgegenstand:  Anlage 1 
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Lfd. 
Nr. 

Name der dekorativen 
Wandbekleidung 

Lfd.  

Nr. 
Name der dekorativen 
Wandbekleidung 

298 classic 140 336 classic plus 162 

299 classic 165 337 classic plus 164 

300 classic 165 O 338 classic plus 165 

301 classic 170 339 classic plus 166 

302 classic 175 340 Delta 

303 classic 180 341 Design 508 

304 classic 180 O 342 Design 550 

305 classic 410 343 design 704 

306 Classic C 100 344 design 709 

307 Classic C 110 345 design 724 Window 

308 Classic C 115 346 design 734 

309 Classic C 125 347 design 744 

310 Classic C 130 348 design 754 

311 Classic C 135 349 design 764 

312 Classic C 140 350 Dijon 

313 classic plus 103 351 Dijon Plus 

314 classic plus 108 352 DinoTex Aqua 527 Orleans 

315 classic plus 109 353 DinoTex Aqua 528 Cannes 

316 classic plus 114 354 DinoTex Aqua 530 Lyon 

317 classic plus 116 355 DinoTex Aqua 532 Nimes 

318 classic plus 117 356 DinoTex Saniergewebe 

319 classic plus 126 357 Domino 

320 classic plus 129 358 Doppelkette 

321 classic plus 130 359 Falun Capa 1018 

322 classic plus 131 360 Fashion F 200 

323 classic plus 132 361 Fashion F 210 

324 classic plus 135 362 Fashion F 215 

325 classic plus 138  363 Fashion F 225 

326 classic plus 139 364 Fein 

327 classic plus 145 365 Fischgrät 

328 classic plus 146 366 G 11 

329 classic plus 148 367 G 22 

330 classic plus 150  368 G 22-0 

331 classic plus 152 369 G 33 

332 classic plus 154 370 G 400 

333 classic plus 155 371 G 500 A 

334 classic plus 157 372 G 510 A 

335 classic plus 158 373 G 510 VG 
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Zulassungsgegenstand: Anlage 1
"Vitrulan Glasgewebe" Seite 6 von 9
 

Lfd. 
Nr. 

Name der dekorativen 
Wandbekleidung 

Lfd.  

Nr. 
Name der dekorativen 
Wandbekleidung 

374 G 510 VG-0 412 Juist 

375 G 520 A 413 Karlstad GG 20 

376 G 520 VG 414 Karo 

377 G 530 VG 415 Kemi GG 21 

378 G 530 VG-0 416 Kopenhagen GG 10 

379 G 600 417 Linköping GG 08 

380 G 650 418 M120 

381 G 66 419 Mittel 

382 G 66-0 420 Narvik GG 13 

383 G 730 421 Norrköping 

384 G 77 422 Objekt Grob 

385 G 770 423 Objekt Mittel 

386 G 80 424 Objekt O 100 

387 G 90 425 Objekt O 115 

388 G 9310  426 Objekt O 140 

389 G 9311  427 Objekt pigment OP 115 

390 G 931101 428 Omega 

391 G 9311011 429 Oslo GG 11 

392 G 9312 430 P 001 

393 G 931201  431 P 002 

394 G 9312011 432 P 003 

395 G 9313  433 P 004 

396 G 931301 Doppelfaden 434 P 005 

397 G 9314 435 P 006 

398 Gamma 436 Paris 

399 Glasdekogewebe 300 437 phanatsy plus 905  

400 Glasdekogewebe 315 438 phanatsy plus 907  

401 Glasdekogewebe 325 439 phanatsy plus 911  

402 Glasdekogewebe 355 440 phanatsy plus 925  

403 Glasdekogewebe pigm. 300 441 phanatsy plus 935  

404 Glasdekogewebe pigm. 315 442 phantasy plus 900  

405 Glasdekogewebe pigm. 325 443 phantasy plus 901  

406 Glasdekogewebe pigm. 355 444 phantasy plus 902  

407 Gotland 445 phantasy plus 904  

408 Grob 446 phantasy plus 906  

409 Helsinki GG 15 447 phantasy plus 908  

410 Identity I 300 448 phantasy plus 913  

411 Innsbruck GG 215 449 phantasy plus 918  
 

E
le

kt
ro

ni
sc

he
 K

op
ie

 d
er

 a
bZ

 d
es

 D
IB

t: 
 Z

-1
59

.1
0-

18



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung 
Nr. Z-159.10-18 vom 3. Februar 2014 
 

 Z99378.13 1.159.10-24/13

 

 

Zulassungsgegenstand: Anlage 1
"Vitrulan Glasgewebe" Seite 7 von 9
 

Lfd. 
Nr. 

Name der dekorativen 
Wandbekleidung 

Lfd.  

Nr. 
Name der dekorativen 
Wandbekleidung 

450 phantasy plus 924  488 Pigment P 140 

451 phantasy plus 938  489 pigment plus 203 

452 phantasy plus 942  490 pigment plus 204 

453 phantasy plus 944  491 pigment plus 208 

454 phantasy plus 945  492 pigment plus 209  

455 phantasy plus 946  493 pigment plus 211 

456 phantasy plus 947  494 pigment plus 216 

457 phantasy plus 948  495 pigment plus 229 

458 phantasy plus 949  496 pigment plus 231  

459 phantasy plus 950  497 pigment plus 233 

460 phantasy plus 951  498 pigment plus 235 

461 phantasy plus 952  499 pigment plus 238  

462 phantasy plus 953   500 pigment plus 239 

463 phantasy plus 960  501 pigment plus 250  

464 phantasy plus 965  502 pigment plus 252 

465 phantasy plus 971    503 PM Gewebe 7220 

466 phantasy plus 972    504 PM Gewebe 7221 

467 phantasy plus 973   505 PM Gewebe 7222 

468 phantasy plus 974    506 PM Gewebe 7223 

469 phantasy plus 975    507 PM Gewebe 7224 

470 phantasy plus 977    508 PM Gewebe 7225 

471 pigment 100 VGO 509 PM Gewebe 7226 

472 pigment 132 VGO 510 PM Gewebe 7227 

473 pigment 165 VGO 511 PM Gewebe 7229 

474 pigment 180 VGO 512 PM Gewebe 7230 

475 pigment 200 513 PM Gewebe 7231 

476 pigment 229 514 PM Gewebe 7232 

477 pigment 230 515 PM Gewebe 7233 

478 pigment 235 516 Ratio 

479 pigment 265 517 Rustikal 220 

480 pigment 270 518 Saniergewebe Aqua Plus S 500 

481 pigment 800 519 Stavanger GG 17 

482 pigment 830 520 Stockholm GG 12 

483 pigment 850 521 Supergrob 

484 Pigment P 100 522 SYSTEXX Active L65 

485 Pigment P 115 523 SYSTEXX Active S38 

486 Pigment P 125 524 SYSTEXX Active SP38 

487 Pigment P 130 525 SYSTEXX Comfort 532 
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526 SYSTEXX Comfort 603 564 Textile Glass 2120 

527 SYSTEXX Comfort 604 565 Textile Glass 2121 

528 SYSTEXX Comfort 608 566 Textile Glass 4001 P 

529 SYSTEXX Comfort 629 567 Textile Glass 4021 P  

530 SYSTEXX Comfort 633 568 Textile Glass 4022 P 

531 SYSTEXX Comfort 635 569 Textile Glass 4041 P  

532 SYSTEXX Comfort 639 570 Textile Glass 4052 P  

533 SYSTEXX Comfort 650 571 Textile Glass 7541  LP (neu) 

534 SYSTEXX Premium 004 572 Textile Glass 7552 LP 

535 SYSTEXX Premium 006 573 Tromsö GG 14 

536 SYSTEXX Premium 013 574 Villach GG 212 

537 SYSTEXX Premium 025 575 Wanddesign BL 2 

538 SYSTEXX Premium 046 576 Wanddesign BL 3 

539 SYSTEXX Premium 047 577 Wanddesign BL 4 

540 SYSTEXX Premium 049 578 Wanddesign BL 5 

541 SYSTEXX Premium 050 579 Wanddesign BL 9 

542 SYSTEXX Premium 051 580 Wanddesign CA 3 

543 SYSTEXX Premium 052 581 Wanddesign CA 4 

544 SYSTEXX Premium 053 582 Wanddesign CA 6 

545 SYSTEXX Premium 060 583 Wanddesign CF 10 

546 SYSTEXX Premium 071 584 Wanddesign CF 11 

547 SYSTEXX Premium 072 585 Wanddesign CF 12 

548 SYSTEXX Premium 073 586 Wanddesign CF 13 

549 SYSTEXX Premium 074 587 Wanddesign CF 14 

550 SYSTEXX Premium 075 588 Wanddesign CF 15 

551 SYSTEXX Premium 077 589 Wanddesign CF 3 

552 Textile Glass 2001  590 Wanddesign CF 4 

553 Textile Glass 2010  591 Wanddesign CF 5 

554 Textile Glass 2012 592 Wanddesign CF 6 

555 Textile Glass 2022  593 Wanddesign CF 7 

556 Textile Glass 2023 594 Wanddesign CF 8 

557 Textile Glass 2030 595 Wanddesign CF 9 

558 Textile Glass 2040 596 Wanddesign CL 1 

559 Textile Glass 2041 597 Wanddesign CL 2 

560 Textile Glass 2050 598 Wanddesign CL 3 

561 Textile Glass 2052 599 Wanddesign CL 4 

562 Textile Glass 2061  600 Wanddesign CP 1 

563 Textile Glass 2091 601 Wanddesign CP 2 
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602 Wanddesign CP 3   

603 Wanddesign CP 4   

604 Wanddesign CP 5   

605 Wanddesign CP 6   

606 Wanddesign EL 1   

607 Wanddesign EL 2   

608 Wanddesign EL 3   

609 Wanddesign EL 4   

610 Wanddesign EL 5   

611 Wanddesign EL 6   

612 Wanddesign EL 7   

613 Wanddesign EL 8   

614 Wien GG 210   

615 WiTa glas Objekt 405    

616 WiTa glas Objekt 410    

617 WiTa glas Objekt 415    

618 WiTa glas Objekt 440    

619 WiTa glas plus 310   

620 WiTa glas plus 320   

621 WiTa glas plus 330   
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