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ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit
des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

Sofern in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Anforderungen an die besondere
Sachkunde und Erfahrung der mit der Herstellung von Bauprodukten und Bauarten
betrauten Personen nach den §17 Abs.5 Musterbauordnung entsprechenden
Landerregelungen gestellt werden, ist zu beachten, dass diese Sachkunde und Erfahrung
auch durch gleichwertige Nachweise anderer Mitgliedstaaten der Europaischen Union belegt
werden kann. Dies gilt ggf. auch fir im Rahmen des Abkommens (ber den Europaischen
Wirtschaftsraum (EWR) oder anderer bilateraler Abkommen vorgelegte gleichwertige
Nachweise.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die fir die Durchfihrung von
Bauvorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und
Bescheinigungen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter,
insbesondere privater Schutzrechte, erteilt.

Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter
gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", dem Verwender bzw. Anwender
des Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur
Verfugung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauaufsichtliche
Zulassung an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten
Behdrden Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfliigung zu stellen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollstandig vervielfaltigt werden. Eine
auszugsweise Verodffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fir
Bautechnik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dlrfen der allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung nicht widersprechen. Ubersetzungen der allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung missen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fir Bautechnik
nicht gepriifte Ubersetzung der deutschen Originalfassung" enthalten.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung kénnen nachtraglich ergénzt und geéandert
werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.
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BESONDERE BESTIMMUNGEN
Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung erstreckt sich auf die Herstellung von
nichttragenden Flachstiirzen und deren Verwendung in Mauerwerk nach DIN 1053-1" bzw.
nach DIN EN 1996-1-1% in Verbindung mit DIN EN 1996-1-1/NA® und DIN EN 1996-2* in
Verbindung mit DIN EN 1996-2/NA°®.

Die nichttragenden Flachstlirze bestehen aus vorgefertigten, schlaff bewehrten Zuggurten,
die im Verbund mit einer ortlich hergestellten Druckzone aus Ziegelmauerwerk mit
unvermortelten StoRfugen ihre Tragfahigkeit erlangen.

Die Zuggurte sind bewehrte Stahlbeton-Fertigteile, die in schalenférmigen Ziegel-Form-
steinen mit oder ohne Warmedammung hergestellt werden. Zuggurte ohne Warmedammung
werden mit Breiten von 90 mm bis 240 mm und einer H6he von 71 mm oder 113 mm
hergestellt. Zuggurte mit Warmedammung werden mit einer Breite von 300 mm, 365 mm,
425 mm und 490 mm und einer Hohe von 113 mm hergestellt (siehe Anlage 1).

Die Zuggurte diurfen nur durch die Eigenlast des daruber liegenden Mauerwerks belastet
werden. Dies ist ggf. durch eine entsprechende Ausbildung von Massivdecken oder
Anordnung von Stahlbetonbalken im Bereich der Offnungen sicherzustellen.

Fur die Herstellung der Druckzone aus Ziegelmauerwerk dirfen nur Mauerziegel verwendet
werden, die den in dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung gestellten
Anforderungen entsprechen, wobei eine Mindesthéhe der Ubermauerung von 250 mm nicht
unterschritten und eine maximale Héhe der Ubermauerung von 1000 mm nicht tberschritten
werden darf. Abweichend hiervon darf die Druckzone mit einer Mindesth6he von 125 mm
ausgefiihrt werden, wenn 113 mm hohe Zuggurte mit Warmedammung nach Anlage 1
verwendet werden und die Druckzone aus Ziegeln der Rohdichteklasse < 0,90 hergestellt
wird. Dies gilt auch fir 113 mm hohe Zuggurte ohne Warmedammung, die zusatzliche
Anforderungen an den Mindestbetonquerschnitt und die Lage der Bewehrung erflillen, wobei
bei diesen auch bauseits zwischen den Zuggurten eine Warmedammung angeordnet
werden darf.

Die Flachstlrze durfen nur als Einfeldtrager mit direkter Lagerung an ihrer Unterseite und far
Offnungen mit einer lichten Weite von héchstens 2250 mm verwendet werden.

Die Mindestauflagerlange betragt 115 mm.

Es dirfen mehrere Zuggurte nebeneinander verlegt werden, wenn die Druckzone in ihrer
Breite alle Zuggurte erfasst. Zuggurte mit Warmedammung dirfen entsprechend lhrer Breite
in mindestens 300 mm, 365 mm, 425 mm bzw. 490 mm dicken Wanden verwendet werden.
Bei Wanddicken gréRer 365 mm durfen auch Zuggurte mit Warmeddmmung zusammen mit
mindestens 90 mm breiten Zuggurten ohne Warmedadmmung eingesetzt werden.

Die Flachstiirze dirfen nur in Gebauden mit vorwiegend ruhenden Einwirkungen geman
DIN EN 1992-1-1/NA®, NCI zu 1.5.2, NA 1.5.2.6 und NA 1.5.2.7, verwendet werden.

DIN 1053-1:1996-11 — Mauerwerk; Teil 1: Berechnung und Ausflihrung -

DIN EN 1996-1-1:2010-12 — Eurocode 6: Bemessung und Konstruktion von Mauerwerksbauten — Teil 1-1:
Allgemeine Regeln fir bewehrtes und unbewehrtes Mauerwerk —

DIN EN 1996-1-1/NA:2012-05 — Nationaler Anhang — National festgelegte Parameter — Eurocode 6: Bemessung
und Konstruktion von Mauerwerksbauten — Teil 1-1: Allgemeine Regeln fir bewehrtes und unbewehrtes
Mauerwerk —

DIN EN 1996-2:2010-12 — Eurocode 6: Bemessung und Konstruktion von Mauerwerksbauten — Teil 2: Planung,
Auswahl der Baustoffe und Ausfiihrung von Mauerwerk —

DIN EN 1996-2/NA:2012-01 — Nationaler Anhang — National festgelegte Parameter — Eurocode 6: Bemessung und
Konstruktion von Mauerwerksbauten — Teil 2: Planung, Auswahl der Baustoffe und Ausfiihrung von Mauerwerk —
DIN EN 1992-1-1/NA:2013-04 — Nationaler Anhang — National festgelegte Parameter — Eurocode2: Bemessung und
Konstruktion von Stahlbeton- und Spannbetontragwerken- Teil 1-1: Allgemeine Bemessungsregeln und Regeln fir
den Hochbau -
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Die Flachstlirze dirfen nicht verwendet werden in Vormauer- und Verblendschalen von
zweischaligen AuRenwanden.

2 Bestimmungen fiir die Zuggurte

21 Eigenschaften und Zusammensetzung

211 Die Zuggurte sind als Fertigteil aus Stahlbeton in schalenférmigen Ziegel-Formsteinen
herzustellen. Die Zuggurte missen den nachstehenden Festlegungen entsprechen.

Formsteine mit geschlossenen Kanalen zur Aufnahme der Bewehrung sind unzuldssig.

21.2 (1) Die Zuggurte ohne Warmedammung missen mindestens 90 mm und hdchstens 240 mm
breit und 71 mm oder 113 mm hoch sein.

Zuggurte mit Warmedammung fir eine mindestens 125 mm hohe, einlagige Ubermauerung
missen 300 mm, 365 mm, 425 mm oder 490 mm breit und 113 mm hoch sein und hinsicht-
lich der Anzahl der Aussparungen, GréRe und Lage der Betonquerschnitte und Anordnung
der Bewehrung den Angaben der Anlage 1 dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung
entsprechen.

Zuggurte ohne Warmedammung fir eine mindestens 125 mm hohe, einlagige Uber-
mauerung mussen mindestens 113 mm hoch sein und hinsichtlich Gré3e der Betonquer-
schnitte und Lage der Bewehrung der Anlage 2 bzw. Anlage 3 dieser allgemeinen bauauf-
sichtlichen Zulassung entsprechen.

Sofern Anforderungen hinsichtlich der Klassifizierung der Flachstirze in Feuerwiderstands-
klassen nach DIN 4102-2" gestellt werden, sind die zusatzlichen Anforderungen an die
Mindestabmessungen nach Abschnitt 3.5 dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung
zu beachten.

(2) Fur die Herstellung der Zuggurte ist mindestens Beton C20/25 oder Leichtbeton LC20/22
nach DIN EN 206-1® sowie DIN EN 206-1/A1° und DIN EN 206-1/A2" in Verbindung mit
DIN 1045-2"" zu verwenden, sofern zur Einhaltung der Anforderungen an die Dauerhaftigkeit
nach Abschnitt 2.1.3 oder DIN 1045-2"" nicht eine hohere Betonfestigkeitsklasse erforderlich
ist.

(3) Als Langsbewehrung der Zuggurte ist Betonstahl B 500 B nach DIN 488-1' oder nach
allgemeinen  bauaufsichtlichen Zulassungen entsprechend den Festlegungen in
DIN EN 1992-1-1", Abschnitt 3.2 in Verbindung mit DIN EN 1992-1-1/NA®, NCI bzw. NDP
Zu 3.2, zu verwenden. Fir den Stababstand der Betonstahle gilt DIN EN 1992-1-1%
Abschnitt 8.2, in Verbindung mit DIN EN 1992-1-1/NA®, NDP Zu 8.2. Wird nur ein Stab je
Zuggurt eingelegt, muss sein Durchmesser mindestens 8 mm und darf héchstens 12 mm
betragen; es ist jedoch in Abhangigkeit von der Zuggurtbreite folgende Mindestbewehrung

einzulegen:
Zuggurte ohne Warmedammung 90 mm bis 240 mm breit:
Zuggurtbreite < 175 mm 1908 mm
Zuggurtbreite > 175 mm, 2@ 8 mmoder1d 10 mm

DIN 4102-2:1977-09 - Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Bauteile, Begriffe, Anforderungen und
Prifungen -

DIN EN 206-1:2001-07 - Beton; Teil 1: Festlegung, Eigenschaften, Herstellung und Konformitat -

DIN EN 206-1/A1:2004-10 - Beton; Teil 1: Festlegung, Eigenschaften, Herstellung und Konformitat; Deutsche
Fassung EN 206-1:2000/A1:2004 -

DIN EN 206-1/A2:2005-09 - Beton; Teil 1: Festlegung, Eigenschaften, Herstellung und Konformitat; Deutsche
Fassung EN 206-1:2000/A2:2005 -

DIN 1045-2:2008-08 — Tragwerke aus Beton, Stahlbeton und Spannbeton; Teil 2: Beton- Festlegung,
Eigenschaften, Herstellung und Konformitat — Anwendungsregeln zu DIN EN 206-1 -

DIN 488-1:2009-08 - Betonstahl-Teil 1: Stahlsorten, Eigenschaften, Kennzeichnung -

DIN EN 1992-1-1:2011-01 — Eurocode 2: Bemessung und Konstruktion von Stahlbeton- und Spannbetontragwerken
— Teil 1-1: Allgemeine Bemessungsregeln und Regeln fiir den Hochbau -
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Zuggurte mit Warmedammung 300 mm, 365 mm und 425 mm breit:

Zuggurtldange < 2000 mm 2@ 8 mm

Zuggurtldange > 2000 mm 2@ 10 mm oder 4 & 8 mm
Zuggurte mit Warmedammung 490 mm breit:

Zuggurtlange < 2000 mm 33 8mm

Zuggurtlange > 2000 mm 3@ 10 mm oder 6 J 8 mm

Fur Zuggurte mit bauseits angeordneter Warmedammung nach den Anlagen 2 und 3 gelten
die Bestimmungen fiir Zuggurte mit Warmedammung entsprechend.

Alle Bewehrungsstabe missen bis zum Auflager gefiihrt und dort verankert werden. Die
Anordnung einer Querkraftbewehrung ist nicht erforderlich.

(4) Die Ziegel-Formsteine missen auf der Innenseite so ausgebildet oder profiliert sein, dass
sich die Formsteine nicht vom Beton l6sen und herunterfallen kénnen. Ldcher sollen
moglichst gleichmaRig und so Uber den Querschnitt verteilt sein, dass die folgenden
Bedingungen eingehalten sind.

— Mindeststegdicken aul3en 28,5 mm
— Mindeststegdicken innen 26,0 mm
— Einzellochquerschnitt <6cm?

Die kleinste Summe der Stegdicken in Richtung Steinbreite, bezogen auf die Breite des
Formsteins im jeweiligen Schnitt, muss = 350 mm/m betragen. Im Bereich von mit Beton
verfillten Querschnitten ist deren Breite bei der Ermittlung der Breite der Formsteine
abzuziehen.

Die Ziegel-Formsteine miussen eine mittlere Langsdruckfestigkeit von mindestens 15 N/mm?,
bezogen auf die Nettoquerschnittsflache bei einer Prifhdhe der Schalen von mindestens
200 mm, haben (siehe auch Tabelle 1, FuRRnote c). Die Nettoquerschnittsflache ist die
Bruttoquerschnittsflache abziiglich der mit Beton bzw. Dammstoff zu verfillenden
Aussparung.

(5) Die Zuggurte dirfen nur in den Druckfestigkeitsklassen 4, 6, 8, 10 und 12 hergestellt
werden. Zur Einstufung in eine Druckfestigkeitsklasse ist im Rahmen der Erstprifung nach
Abschnitt 2.3.3 dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung die Druckfestigkeit des mit
Beton C20/25 bzw. Leichtbeton LC20/22 verfiillten Ziegel-Formsteins nach DIN V 105-1",
Abschnitt 7.4, fir jeden Zuggurttyp zu ermitteln. Fir die Prifung sind aus den Zuggurten
115 mm lange Probekorper herauszusagen und dann wie die entsprechenden Steinformate
zu prifen.

(6) Die Oberseite der Zuggurte muss entsprechend DIN EN 1992-1-1"% Abschnitt 6.2.5 (2),
in Verbindung mit DIN EN 1992-1-1/NA®, NCI Zu 6.2.5 (2), glatt oder rau sein.

(1) Die Betondeckung der Bewehrung in den Zuggurten muss in Abhangigkeit der jeweiligen
Expositionsklasse die Anforderungen nach DIN EN 1992-1-1",  Abschnitt 4.4.1, in
Verbindung mit DIN EN 1992-1-1/NA®, NCI bzw. NDP Zu 4.4.1, erfiillen.

(2) Bei Zuggurten fir Flachstiirze der Expositionsklasse XC3 (Bewehrungskorrosion,
ausgeldst durch Karbonatisierung) darf die Betonstahlbewehrung abweichend von
DIN EN 1992-1-1", Abschnitt 4.4.1, in Verbindung mit DIN EN 1992-1-1/NA®, NCI bzw. NDP
zu4.41

mit einem Nennmalf} der Betondeckung Cpom von 20 mm verlegt werden, wenn gleichzeitig

— die Mindestbetondeckung Cpi, nicht kleiner als 15 mm ist und deren Einhaltung nach
Abschnitt 2.3.2 Uberwacht wird,

— der Beton mit Portlandzement CEM | nach DIN EN 197" hergestellt wird,
DIN V 105-1:2002-06 — Mauerziegel — Teil 1: Vollziegel und Hochlochziegel der Rohdichteklasse < 1,0 -

DIN EN 197-1:2011-11 —Zement; Teil 1: Zusammensetzung, Anforderungen und Konformitatskriterien von
Normalzement -

1.17.1-114/13
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— der Wasserzementwert W/z des Betons hochstens 0,45 betragt,
— die Druckfestigkeit des Betons mindestens der Festigkeitsklasse C35/45 entspricht und

— der Stabdurchmesser der Betonstahlbewehrung zur Sicherstellung des Verbundes nicht
gréler als 14 mm ist;

oder mit einem Nennmalf} der Betondeckung Cpom Vvon 25 mm verlegt werden, wenn gleich-

zeitig

— die Mindestbetondeckung Cpi, nicht kleiner als 20 mm ist und deren Einhaltung nach
Abschnitt 2.3.2 iberwacht wird,

— der Beton mit Portlandzement CEM | nach DIN EN 197-1" hergestellt wird,

— der Wasserzementwert w/z des Betons héchstens 0,50 betragt,

— die Druckfestigkeit des Betons mindestens der Festigkeitsklasse C30/37 entspricht und

— der Stabdurchmesser der Betonstahlbewehrung zur Sicherstellung des Verbundes nicht
gréler als 20 mm ist;

oder mit einem Nennmalf} der Betondeckung Cpom von 30 mm verlegt werden, wenn gleich-

zeitig

— die Mindestbetondeckung Cpi, nicht kleiner als 25 mm ist und deren Einhaltung nach
Abschnitt 2.3.2 Uberwacht wird,

— der Beton mit Portlandzement CEM | nach DIN EN 197-1"® hergestellt wird,

— der Wasserzementwert w/z des Betons héchstens 0,55 betragt,

— die Druckfestigkeit des Betons mindestens der Festigkeitsklasse C25/30 entspricht und

— der Stabdurchmesser der Betonstahlbewehrung zur Sicherstellung des Verbundes nicht
gréRer als 25 mm ist.

Die Zuggurt-Schalen durfen auf die Betondeckung der Bewehrung nicht angerechnet
werden.

Die planmaflige Lage der Bewehrung und die Einhaltung der erforderlichen Betondeckung
an jeder Stelle sind unter Berlcksichtigung der Malhaltigkeit und Toleranzen der Zuggurt-
Schalen durch geeignete MalRnahmen sicherzustellen. Die Zuggurte sind so herzustellen,
dass das Gefiige und die Dichtigkeit des Betons im Bereich der Fugen zwischen den
Schalen nicht beeintrachtigt werden.

(3) Sofern Anforderungen hinsichtlich der Klassifizierung der Flachstiirze in Feuerwider-
standsklassen nach DIN 4102-2" gestellt werden, sind die Anforderungen an die Beton-
deckung nach Abschnitt 3.5 dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zu beachten.
Lagerung, Transport und Kennzeichnung

Lagerung und Transport

Die vorgefertigten Zuggurte sind so zu lagern und zu transportieren, dass Beschadigungen,
insbesondere der Kanten und Auflagerflachen vermieden werden.

Kennzeichnung

Jede Liefereinheit der Zuggurte muss auf der Verpackung oder einem mindestens A4
groRen Beipackzettel oder auf dem Lieferschein vom Hersteller mit dem Ubereinstimmungs-
zeichen (U-Zeichen) nach den Ubereinstimmungszeichen-Verordnungen der Léander
gekennzeichnet werden. Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen
nach Abschnitt 2.3 erfiillt sind.

Die Kennzeichnung der Zuggurte muss dartber hinaus folgende Angaben enthalten:
— Typenbezeichnung
— Herstellerzeichen

1.17.1-114/13
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AuRerdem ist jede Liefereinheit auf dem Lieferschein oder der Verpackung oder einem
Beipackzettel mit folgenden Angaben zu versehen:

— Bezeichnung des Zulassungsgegenstandes
— Zulassungsnummer: Z-17.1-981

— Hersteller und Herstellwerk

— Typenbezeichnung

Die Typenbezeichnung muss die eindeutige ldentifizierung der Stirze hinsichtlich Anzahl
und Durchmesser der Bewehrung, Mindestbetondeckung, Betonfestigkeitsklasse und
Druckfestigkeitsklasse des Zuggurtes ermaglichen.

Ubereinstimmungsnachweis
Allgemeines

Die Bestatigung der Ubereinstimmung der Zuggurte mit den Bestimmungen dieser
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss firr jedes Herstellwerk mit einem Uberein-
stimmungszertifikat auf der Grundlage einer werkseigenen Produktionskontrolle und einer
regelmaligen Fremdiberwachung einschliel3lich einer Erstpriifung des Bauprodukts nach
MafRgabe der folgenden Bestimmungen erfolgen.

Fur die Erteilung des Ubereinstimmungszertifikats und die Fremdiiberwachung einschlieBlich
der dabei durchzuflihrenden Produktprifungen hat der Hersteller der Fertigteilstiirze eine
hierfiir anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierfiir anerkannte Uberwachungsstelle
einzuschalten.

Die Erklarung, dass ein UbereinstimmL_J_ngszertifikat erteilt ist, hat der Hersteller durch Kenn-
zeichnung der Bauprodukte mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) unter Hinweis
auf den Verwendungszweck abzugeben.

Dem Deutschen Institut far Bautechnik ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des von ihr
erteilten Ubereinstimmungszertifikats zur Kenntnis zu geben.

Werkseigene Produktionskontrolle

In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durch-
zufiihren. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzunehmende
kontinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicherstellt, dass die
von ihm hergestellten Bauprodukte den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung entsprechen.

Die werkseigene Produktionskontrolle muss mindestens die Kontrolle der Ausgangs-
baustoffe nach Tabelle 1, die Kontrolle der Herstellung der Zuggurte nach Tabelle 2 sowie
die Kontrolle der fertigen Erzeugnisse nach Tabelle 3 einschlief3en.

1.17.1-114/13
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Tabelle 1:  Kontrolle der Ausgangsbaustoffe

Gegenstand Art der Prifung Zweck Mindesthaufigkeit
Betonstahl nach Uberpriifung des Nachweis der Jede Lieferung
den Normen der Lieferscheins Zertifizierung
Reihe DIN 48.8’ Uberprifung von Sicherstellung der Jede Lieferung
nach allgemeiner Kennzeichen der vorgesehenen
bauaufsichtlicher Betonstahlsorte, Betonstahlsorte und des
Zulassung Werkkennzeichen, vorgesehenen
Art, Durchmesser Durchmessers
Uberpriifung der Sicherstellen von In
Lagerungsbedingung | Ubersichtlich getrennter, angemessenen
sauberer Lagerung, Zeitabstanden
Vermeiden schadlicher
Verunreinigungen und
stark angerosteter Stabe
Beton® Uberpriifung des Nachweis der Jede Lieferung
Lieferscheins Zertifizierung
Abstandshalter® Uberpriifung des Ubereinstimmung mit den | Jede Lieferung
Lieferscheins sowie Werksunterlagen
Sichtprifung der
Form und Malde
Trogférmige Form- Uberpriifung des Nachweis der Jede Lieferung
steine (Sturz- Lieferscheins Zertifizierung
schalen) nach der Uberpriifung der Sicherstellung der Jede Lieferung
Norm 16, ¢ deklarierten vorgesehenen
DIN EN 771-1 Eigenschaften sowie Eigenschaften, ein-
der Mal3e und schlie3lich der Mal3e
Lochung insbesondere derjenigen
einschlieflich des auszubetonierenden
Stegdicken Trogs
#  Sofern fir die Fertigung der Flachstiirze der Beton im Werk selbst hergestellt wird, gelten fiir dessen
Herstellung DIN EN 206-1® sowie DIN EN 206-1/A1° und DIN EN 206-1/A2' in Verbindung mit
DIN 1045-2"".
b sofern gesonderte Abstandhalter fir die Herstellung der Zuggurte erforderlich sind
¢ Fir die Bestimmung der Druckfestigkeit der Formsteine in Steinlangsrichtung gilt DIN EN 772-1"" bei einer
Konditionierung nach Abschnitt 7.3.2 der Norm. Falls die Priifung bei einer anderen Konditionierung erfolgte,
ist der deklarierte Wert der Langsdruckfestigkeit auf den Prifwert bei einer lufttrockenen Prifung nach
DIN EN 772—117, Anhang A, umzurechnen. Sofern fir die Herstellung der Flachstirze Formsteine aus
eigener Fertigung verwendet werden, gelten fir deren Herstellung die Festlegungen von DIN EN 771-1"®
mit vorstehender Erganzung.

DIN EN 771-1:2011-07 — Festlegungen fir Mauersteine — Teil 1: Mauerziegel -
DIN EN 772-1:2000-09 — Prufverfahren fir Mauersteine — Teil 1: Bestimmung der Druckfestigkeit -
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Tabelle 2: Kontrolle der Herstellung der Zuggurte
Gegenstand Art der Prifung Zweck Mindesthaufigkeit
Bewehrung Uberpriifung der Ubereinstimmung der An jedem
MaBhaltigkeit Bewehrung (insbesondere | Arbeitstag bzw.
der Betondeckung® und bei jedem
des Durchmessers) mit Produktions-
den Werksunterlagen wechsel
Abstandhalter® Uberpriifung der Ubereinstimmung der Stichprobenartig
Anzahl Anzahl und des Abstands | verteilt Gber den
von Abstandhaltern Fertigungstag
Temperatur Uberpriifung der Einhalten der An jedem
AuRentemperatur und Temperaturen nach Arbeitstag
der Temperatur im DIN 1045-3"
Fertigungs- und
Erhartungsraum
Zuggurte Uberpriifung der Einhalten der festgelegten
Nachbehandlung Nachbehandlungsmalf3-
nahme und -dauer
Uberpriifung der Einhalten der Male und | Stichprobenartig,
MaRe und der bei Zuggurten fir die verteilt Gber die
MaRhaltigkeit Verwendung mit Fertigungswoche
Dunnbettmdrtel zusatzlich
der Ebenheit und
Planparallelitat der
Lagerflachen
Warmebehandlung Uberpriifung der Einhalten des An jedem
Funktionen Temperaturverlaufes Arbeitstag
2 Sofern die Betondeckung durch andere MaRnahmen, wie etwa bei Verwendung nachweislich in Form und
Anzahl geeigneter Abstandstandshalter oder maschinell gesteuertem Einbau der Bewehrung, sichergestellt
ist, kann die explizite Uberpriifung der Betondeckung entfallen.
b gilt sinngemaf bei maschinell gesteuertem Einbau der Bewehrung

Z38318.14

Tabelle 3: Kontrolle der fertigen Erzeugnisse (Zuggurte)

Gegenstand Art der Prifung Zweck Mindesthaufigkeit
Zuggurte Sichtpriifung auf Feststellen der Stichprobenartig,
Beschadigungen Unversehrtheit verteilt Uber den

Fertigungstag
Uberpriifung der Erflllung der Stichprobenartig,
Kennzeichnung bzw. Kennzeichnungspflicht verteilt Uber den

Lieferscheine Fertigungstag

Die Ergebnisse der

werkseigenen

Produktionskontrolle

sind aufzuzeichnen und

auszuwerten. Die Aufzeichnungen miissen mindestens folgende Angaben enthalten:

— Bezeichnung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials und der Bestandteile
— Art der Kontrolle oder Prifung

— Datum der Herstellung und der Prifung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials
oder der Bestandteile

— Ergebnis der Kontrollen und Prifungen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den

Anforderungen

DIN 1045-3:2012-03 - Tragwerke aus Beton,

Anwendungsregeln zu DIN EN 13670 -

Stahlbeton

und Spannbeton - Teil 3: Bauausfihrung —

1.17.1-114/13



Elektronische Kopie der abZ des DIBt: Z-17.1-981

Deutsches
Institut

fir
Bautechnik

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Nr. Z-17.1-981 Seite 10 von 13 | 1. August 2014

2.3.3

3.1

3.2
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— Unterschrift des fir die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen

Die Aufzeichnungen sind mindestens flnf Jahre aufzubewahren und der fur die Fremduber-
wachung eingeschalteten Uberwachungsstelle vorzulegen. Sie sind dem Deutschen Institut
fur Bautechnik und der zustandigen obersten Bauaufsichtsbehdrde auf Verlangen
vorzulegen.

Bei ungenugendem Prifergebnis sind vom Hersteller unverzuglich die erforderlichen
MaRnahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Bauprodukte, die den Anforderungen
nicht entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit lbereinstimmenden
ausgeschlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch mdglich und
zum Nachweis der Mangelbeseitigung erforderlich - die betreffende Prifung unverziglich zu
wiederholen.

Fremdiiberwachung

In jedem Herstellwerk der Zuggurte ist die werkseigene Produktionskontrolle durch eine
Fremdiberwachung regelmafig zu Gberprifen, mindestens jedoch zweimal jahrlich.

Im Rahmen der Fremdiiberwachung ist eine Erstprifung des Bauprodukts der in den
Abschnitten 2.1 und 2.2 dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung gestellten Anfor-
derungen durchzufiihren. Die Probenahme und Priifungen obliegen jeweils der anerkannten
Stelle. Die Aufgaben der anerkannten Stellen bei der Uberwachung der Herstellung und der
werkseigenen Produktionskontrolle ergeben sich im Allgemeinen aus DIN 18200" und,
sofern flur die Fertigung der Flachstiirze der Beton im Werk selbst hergestellt wird, im
Besonderen aus DIN EN 206-1® sowie DIN EN 206-1/A1° und DIN EN 206-1/A2" in
Verbindung mit DIN 1045-2"".

Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremdiberwachung sind mindestens finf Jahre
aufzubewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Uberwachungsstelle dem
Deutschen Institut fir Bautechnik und der zustandigen obersten Bauaufsichtsbehdrde auf
Verlangen vorzulegen.

Bestimmungen fiir Entwurf und Bemessung

Allgemeines

Es sind die in Abschnitt 1 dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung festgelegten
Anwendungsbedingungen einzuhalten. Zur Sicherstellung, dass die nichttragenden Stirze
keine weiteren Lasten als aus ihrer Ubermauerung nach Abschnitt 3.2 aufnehmen missen,
sind geeignete konstruktive MaRnahmen zwischen der Ubermauerung und den dariiber
liegenden Bauteilen vorzusehen.

Die Auflagertiefe muss mindestens 115 mm betragen.

Anforderungen an die Druckzone

(1) Die Druckzone aus Ziegelmauerwerk ist als Einsteinmauerwerk im Verband nach
DIN 1053-1" bzw. nach DIN EN 1996-1-1? in Verbindung mit DIN EN 1996-1-1/NA* und
DIN EN 1996-2* in Verbindung mit DIN EN 1996-2/NA°® herzustellen. Auf eine Vermértelung
der StoRfugen der Ubermauerung darf nur unter den nachstehenden Bedingungen verzichtet
werden:

— Flachstlrze aus Zuggurten mit 71 mm oder 113 mm Hohe und einer mindestens 250 mm
hohen und mindestens zweilagigen Ubermauerung mit Mauerziegeln der Rohdichten-
klassen < 1,40,

— Flachstlrze aus 113 mm hohen Zuggurten mit Warmedammung nach Abschnitt 2.1.2
und Anlage 1 und einer mindestens 125 mm hohen, einlagigen Ubermauerung mit
Mauerziegeln der Rohdichtenklassen < 0,90 und

DIN 18200:2000-05 — Ubereinstimmungsnachweis fiir ~Bauprodukte; Werkseigene Produktionskontrolle,
Fremduberwachung und Zertifizierung von Produkten -

1.17.1-114/13
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— Flachstirze aus 113 mm hohen Zuggurten mit bauseits angeordneter Warmedammung
nach Abschnitt 2.1.2 und Anlage 2 bzw. Anlage 3 und einer mindestens 125 mm hohen,
einlagigen Ubermauerung mit Mauerziegeln der Rohdichtenklassen < 0,90.

Die Hohe der Ubermauerung darf 1000 mm nicht Uberschreiten. Die Steine sind knirsch
aneinander zu setzen.

(2) Fir die Druckzone aus Ziegelmauerwerk missen die Mauerziegel mindestens der Druck-
festigkeitsklasse 6 entsprechen (hinsichtlich der zuldssigen Rohdichteklassen siehe
Punkt (1)). Es dlrfen die folgenden Steine verwendet werden:

— Voll- oder Hochlochziegel mit Lochung A oder Lochung B nach DIN 105-100%° bzw.
DIN EN 771-1"® in Verbindung mit DIN 20000-401%', Tabelle A.1 und

— Hochlochziegel oder Planhochlochziegel mit einer allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung, sofern deren Verwendung flr Druckzonen nach dieser allgemeinen bauauf-
sichtlichen Zulassung nicht ausdriicklich ausgeschlossen ist.

(3) Als Mortel fir die Lagerfugen dirfen verwendet werden:

— Normalmauermértel nach DIN V 18580% mindestens der Mértelgruppe lla oder Normal-
mauermoértel nach DIN EN 998-2% mit den in DIN V 20000-412%*, Tabelle 1, geforderten
Morteleigenschaften mindestens fiir die Mortelgruppe lla,

— Leichtmauermértel nach DIN V 18580% der Gruppe LM 21 oder LM 36 oder Leichtmauer-
mortel nach DIN EN 998-2%% mit den in DIN V 20000-412%, Tabelle 2, geforderten Mértel-
eigenschaften fur Leichtmauermortel der Gruppe LM 21 bzw. LM 36 und

— bei Ubermauerung mit Planhochlochziegeln mit einer allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung der in der betreffenden Zulassung geregelte Dinnbettmortel fir die Lager-
fugen, wobei jedoch die erste Mortelschicht oberhalb des Zuggurtes mit Normalmauer-
mortel mindestens der Mortelgruppe lla zu erstellen ist.

Nachweis der Auflagerpressung

Sofern im Auflagerbereich nicht nur Lasten aus der Ubermauerung der Zuggurte
aufzunehmen sind, ist ein Nachweis der Auflagerpressung zu fiihren.

Fir den Nachweis ist als Wert der charakteristischen Druckfestigkeit der sich fur die
deklarierte Druckfestigkeitsklasse des Zuggurtes und der verwendeten Mbértelgruppe
(Normalmauermértel MG lla bzw. MG ) nach DIN EN 1996-3/NA%, NDP zu Anhang D.1,
Tabelle NA.D.1, ergebende Wert in Rechnung zu stellen, sofern nicht fir das Mauerwerk ein
geringerer Wert mafigebend wird.

Witterungsschutz

Aullenwande sind stets mit einem Witterungsschutz zu versehen. Die SchutzmalRnahmen
gegen Feuchtebeanspruchung (z. B. Witterungsschutz bei Aulenwanden mit Putz) sind so
zu wahlen, dass eine dauerhafte Uberbrlickung der Stol3fugenbereiche gegeben ist.

DIN 105-100:2012-01 — Mauerziegel — Teil 100: Mauerziegel mit besonderen Eigenschaften -

DIN 20000-401:2012-11 — Anwendung von Bauprodukten in Bauwerken — Teil 401: Regeln fir die Verwendung von
Mauerziegeln nach DIN EN 771-1:2011-07 -

DIN V 18580:2007-03 — Mauermoértel mit besonderen Eigenschaften -

DIN EN 998-2:2010-12 — Festlegungen fiir Mortel im Mauerwerksbau — Teil 2: Mauermortel -

DIN V 20000-412:2004-03 — Anwendung von Bauprodukten in Bauwerken — Teil 412: regeln fir die Verwendung
von Mauermértel nach DIN EN 998-2:2003-09 -

DIN EN 1996-3/NA:2012-01 — Nationaler Anhang — National festgelegte Parameter — Eurocode 6: Bemessung und
Konstruktion von Mauerwerksbauten — Teil 3: Vereinfachte Berechnungsmethoden fir unbewehrte
Mauerwerksbauten -

1.17.1-114/13



Elektronische Kopie der abZ des DIBt: Z-17.1-981

Deutsches
Institut

fir
Bautechnik

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Nr. Z-17.1-981 Seite 12 von 13 | 1. August 2014

3.5

4.1

26
27

28

Z38318.14

Feuerwiderstandsfahigkeit

Die Verwendung von Flachstirzen nach dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung, an
die Anforderungen an die Feuerwiderstandsfahigkeit und diesbeziiglich die bauaufsichtliche
Anforderung® "feuerhemmend”, "hochfeuerhemmend" oder "feuerbestdndig” gestellt
werden, ist fur die Angaben in Tabelle 4 mit dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung
nachgewiesen, wobei die Wande und Pfeiler mindestens die gleiche Anforderung an die
Feuerwiderstandsfahigkeit erflillen missen. Dabei gelten die ()-Werte fir Stirze mit
dreiseitigem Putz nach DIN 4102-4% und DIN 4102-4/A1%, Abschnitt 4.5.2.10.

Tabelle 4: Feuerwiderstandsklassen nach DIN 4102-27

Konstruktions- Mindest- Mindestbreite b in mm
merkmale fir die Feuerwiderstandsklasse-
2 Zuggurte der Benennung !
N | Flachstirze F30-A | F60-A | FO90-A
1 Zuggurte mit Hoéhe | Beton- | Schalen
schalenférmigen | Zug- |deckung| dicke
Mauerwerks- gurt
Formsteinen h Crin Smin
[mm] [mm] [mm]
1.1 Mauerziegel 71 15 15 (115)? (115) (115)
Formsteine nach
Abschnitt 2.1 13 20 15 15 15 (11255)2

Bei Flachstiirzen mit Zuggurten mit Warmedammung nach Anlagen 1 bis 3 lautet die Benennung F 30-AB,
F 60-AB bzw. F 90-AB, wenn die Warmedammung brennbar ist.

Auf den Putz an der Sturzunterseite kann bei Anordnung von vermortelten Stahlzargen oder Holzzargen
verzichtet werden.

Bestimmungen fiir die Ausfiihrung

(1) Wird nur ein Zuggurt eingebaut, muss dessen Breite mindestens 115 mm betragen. Bei
zwei oder mehr nebeneinander liegenden Zuggurten darf deren Breite auch 90 mm
betragen. Die Fugenbreite zwischen zwei Zuggurten darf hochstens 15 mm betragen.

Zuggurte mit Warmedammung nach Anlage 1 dirfen entsprechend ihrer Breite in
mindestens 300 mm, 365 mm, 425 mm bzw. 490 mm dicken Wé&nden verwendet werden.
Bei Wanddicken gréfler 365 mm durfen Zuggurte mit Warmeddmmung zusammen mit
mindestens 90 mm breiten Zuggurten ohne Warmeddmmung eingesetzt werden.

Bei 113 mm hohen Zuggurten ohne Warmeddmmung, bei denen zuséatzlich die Anforde-
rungen an den Mindestbetonquerschnitt und die Lage der Bewehrung nach Anlage 2 bzw.
Anlage 3 eingehalten sind, darf bauseits zwischen den Zuggurten eine Warmedammung
entsprechend Anlage 2 bzw. Anlage 3 angeordnet werden.

Hinsichtlich der Anforderungen an die Ubermauerung siehe Abschnitt 3.2 dieser allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung.

Zuordnung der Feuerwiderstandsklassen zu den bauaufsichtlichen Anforderungen gemafR Bauregelliste A Teil 1,
Anlage 0.1.1 (in der jeweils gultigen Ausgabe)

DIN 4102-4:1994-03 — Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Zusammenstellung und Anwendung
klassifizierter Baustoffe, Bauteile und Sonderbauteile -

DIN 4102-4/A1:2004-11 - Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen —Teil 4: Zusammenstellung und
Anwendung klassifizierter Baustoffe, Bauteile und Sonderbauteile; Anderung A1 -
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(2) Die Montagestiitzweite der Zuggurte beim Einbau darf héchstens 1,13 m betragen.

Die Montageunterstitzung darf erst entfernt werden, wenn die Druckzone eine ausreichende
Festigkeit erreicht hat. Im Allgemeinen genligen 7 Tage. Zur Sicherstellung, dass die nicht-
tragenden Stiirze keine weiteren Lasten als aus ihrer Ubermauerung aufnehmen miissen,
sind geeignete konstruktive MaRnahmen auch fur den Bauzustand vorzusehen (siehe auch
Abschnitt 3.1).

(3) Die Zuggurte sind am Auflager in ein Mortelbett aus Normalmauermértel nach
Abschnitt 3.2. (3) bzw., wenn die auszugleichenden Toleranzen dies zulassen, Diunnbett-
mortel nach Abschnitt 3.2. (3) zu verlegen.

(4) Beschadigte Zuggurte dirfen nicht verwendet werden.

4.2 Fir die Ausfuhrung der Druckzone gilt Abschnitt 3.2 dieser allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung. Die Steine missen in den Stofflachen knirsch gestofien werden.
Die Oberseite der Zuggurte ist vor dem Aufmauern sorgfaltig von Schmutz zu reinigen und
anzunassen.

Anneliese Boéttcher Beglaubigt

Referatsleiterin
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