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ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit
des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

Sofern in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Anforderungen an die besondere
Sachkunde und Erfahrung der mit der Herstellung von Bauprodukten und Bauarten betrau-
ten Personen nach den § 17 Abs. 5 Musterbauordnung entsprechenden Landerregelungen
gestellt werden, ist zu beachten, dass diese Sachkunde und Erfahrung auch durch gleich-
wertige Nachweise anderer Mitgliedstaaten der Europaischen Union belegt werden kann.
Dies gilt ggf. auch fir im Rahmen des Abkommens (iber den Europaischen Wirtschaftsraum
(EWR) oder anderer bilateraler Abkommen vorgelegte gleichwertige Nachweise.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die fir die Durchfiihrung von Bau-
vorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigun-
gen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbeson-
dere privater Schutzrechte, erteilt.

Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter gehen-
der Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", dem Verwender bzw. Anwender des
Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfi-
gung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung an
der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behdrden
Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfligung zu stellen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollstandig vervielfaltigt werden. Eine
auszugsweise Veroffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fiir Bautech-
nik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dirfen der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung nicht widersprechen. Ubersetzungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulas-
sung missen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fir Bautechnik nicht geprifte Uber-
setzung der deutschen Originalfassung" enthalten.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung kénnen nachtraglich ergdnzt und geéandert
werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.
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BESONDERE BESTIMMUNGEN
Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

Zulassungsgegenstand

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung gilt fur die Herstellung der Bauprodukte vom Typ
"ZZ-Brandschutzgitter" und ihre Verwendung zum Verschlielen von Uberstromoffnungen in
feuerwiderstandsfahigen Bauteilen.

Die Bauprodukte zum VerschlieRen von Uberstrdméffnungen sind als Formteile aus einem
dammschichtbildenden Baustoff - dessen Wirkungsweise auf der Bildung eines warmedam-
menden Schaums im Brandfall beruht, so dass Fugen und Spalten bzw. Offnungen ausge-
fullt werden - bzw. nach Abschnitt 2 herzustellen.

Anwendungsbereich

Die Bauprodukte zum VerschlieRen von Uberstroméffnungen nach dieser allgemeinen bau-
aufsichtlichen Zulassung verhindern bei Zugrundelegung des Normbrandes nach
DIN 4102-2" den Durchtritt von Feuer und Rauch iiber mindestens 120 bzw. 90 bzw. 60 bzw.
30 Minuten, jedoch nicht den Durchtritt von Rauch unterhalb der Reaktionstemperatur des
dammschichtbildenden Baustoffs.

Sie durfen daher nur an Stellen eingebaut werden, wo nach bauaufsichtlichen Vorschriften
diesbezlglich keine Bedenken bestehen, z. B.

— als Nachstréméffnung in Wanden notwendiger Flure (Rettungswege), sofern sich die Off-
nungen im unteren Wandbereich (max. 500 mm mittig iber OKF) befinden,

— in Brandschutzgehausen (Schaltschranken), ausgenommen solche, die in Treppenrau-
men installiert sind,

— in Installationsschachten, wenn diese in Deckenebene geschossweise abgeschottet sind,
oder

— in Installationskanalen, wenn diese abschnittweise im Bereich der raumabschlieenden
Bauteile abgeschottet sind, jedoch nicht in notwendigen Fluren (Rettungswegen).

Uber die Zulassigkeit ihrer Verwendung, insbesondere hinsichtlich Anordnung und GréRe im
Bereich der Wande notwendiger Flure, entscheidet die zustandige Bauaufsichtsbehdrde im
Baugenehmigungsverfahren.

Die Bauprodukte zum VerschlieBen von Uberstréméffnungen diirfen in Wande aus Mauer-
werk, Beton oder Porenbeton und in Trennwande aus Gipskarton-Feuerschutzplatten oder
nichtbrennbaren?, zement- bzw. gipsgebundenen Bauplatten, jeweils mindestens der Feuer-
widerstandsklasse F 120, F 90 (feuerbestdndig), F 60 (hochfeuerhemmend) oder F 30
(feuerhemmend), Benennung (Kurzbezeichnung) F 120-A, F 90-A, F 60-A bzw. F 30-A nach
DIN 4102-2" eingebaut werden (s. Abschnitt 3.2.1 bzw. 3.3.2).

Die Wanddicken missen mindestens den Angaben der Tabelle 1 entsprechen.

DIN 4102-2:1977-09 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Bauteile; Begriffe, Anforderungen
und Prufungen

Zuordnung der klassifizierten Eigenschaften des Brandverhaltens zu den bauaufsichtlichen Anforderungen gemaf

Bauregelliste A Teil 1, Anlagen 0.2.1 oder 0.2.2, verdffentlicht in den "DIBt Mitteilungen" (in der jeweils gultigen

Ausgabe s. www.dibt.de)
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Tabelle 1: Mindestdicke der Wande fiir die jeweilige Feuerwiderstandsdauer

Wanddicke entsprechend der

Wande Feuerwiderstandsklasse der Wand
Massivwande: nach DIN 4102-4° gem. Tab.
— Beton- und Stahlbetonwande 35, 36
— Wande aus Mauerwerk oder Wandbauplatte 38
— Wande aus Mauerwerk 39,40
— Wande aus Gasbeton 44
Trennwande:
— Wande aus Gipskarton-Feuerschutzplatten nach DIN 4102-4
(GKF) mit Standern und/oder Riegeln aus Stahl- gem. Tab. 48

blechprofilen

Trennwidnde mit Metallstandern und Beplankung
aus:

— Gipskarton-Bauplatten GKF
Gipsvlies-Bauplatten GV
Kalziumsilikat-Bauplatten jeweils nach allgemeinem bauauf-
Gips-Wohnbauplatten sichtlichen Priifzeugnis

— Fireboard-Wand

Trennwiénde ohne Stander und/oder Riegel aus
Stahlblechprofilen mit:

— Kalziumsilikat-Bauplatten
— Vermiculite-Bauplatten (bei Wandbreiten < 2,2 m)

Die Bauprodukte zum VerschlieBen von Uberstrémoffnungen diirfen in Installationsschachte
bzw. —kanéle der Feuerwiderstandsklasse | 120, 190, 160 oder 130 nach DIN 4102-4°,
Abschnitt 8.6, oder gemaR allgemeinem bauaufsichtlichen Priifzeugnis nach DIN 4102-11*
eingebaut werden (s. Abschnitt 3.2.3).

Die Bauprodukte zum VerschlieRen von Uberstroméffnungen diirfen auch in Brandschutz-
gehause (mit einer entsprechenden Feuerwiderstandsdauer bei Brandbeanspruchung von
aufden), deren Verbindung mit dem Zulassungsgegenstand in den Bestimmungen der flr
das Brandschutzgehause erteilten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung geregelt ist,
eingebaut werden (s. Abschnitt 3.2.4).

Die Abmessungen der Formteile der Bauprodukte zum VerschlieRen von Uberstréméffnun-
gen betragen

— bei runder Ausfiihrung: > 100 mm und £ 200 mm im Durchmesser
— bei rechteckiger Ausfiihrung: <210 mm (HOhe) x < 420 mm (Breite)
und diirfen eine freie Flache von 500 cm? nicht tiberschreiten.

Die Dicke der Formteile muss den Angaben der Tabelle 2 entsprechen.

DIN 4102-4:1994-03 einschlieBlich aller Berichtigungen und DIN 4102-1/A1:2004-11 Brandverhalten von
Baustoffen und Bauteilen; Teil 4: Zusammenstellung und Anwendung klassifizierter
Baustoffe, Bauteile und Sonderbauteile

DIN 4102-11:1985-12 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Teil 11: Rohrummantelungen,
Rohrabschottungen, Installationsschachte und -kandle sowie Abschllisse ihrer
Revisionsoffnungen; Begriffe, Anforderungen und Prifungen
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Tabelle 2:
Mindestdicke [mm] der Formteile der Bauprodukte zum
angrenzendes Verschlieflen von Uberstréomoffnungen
Bauteil fur die Feuerwiderstandsdauer von
120 Minuten 90 Minuten 60 Minuten 30 Minuten
Massivwand 75 60 45~ 35
-- 75 55 35
Trennwand bzw. Bauteil 7§“ 75:* 45 35:*
nach den Abschnitten - 75 55 35
1.2.3und 1.2.4

Ausfiihrung mit beidseitigem Abdeckgitter
Ausflihrung mit einseitigem Abdeckgitter

Auch unter Berlicksichtigung des Einbaus der Bauprodukte zum VerschlieRen von Uber-
stromoffnungen in die Bauteile bzw. Konstruktionen nach den Abschnitten 1.2.2 bis 1.2.4
erflllen diese weiterhin die Anforderungen der jeweiligen Feuerwiderstandsklasse.

Die Verwendung der Bauprodukte zum VerschlieRen von Uberstréoméffnungen ist in brand-
schutztechnischer Hinsicht in Bauteilen im Innenbereich gemaR den Abschnitten 1.2.2
bis 1.2.4 nachgewiesen.

Nachweise zum Warme- und/oder Schallschutz sowie weitere Nachweise der Gebrauchs-
tauglichkeit und Dauerhaftigkeit sind mit dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung
nicht erbracht, sondern ggf. fir den speziellen Anwendungsfall - unter Berlcksichtigung der
Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung - zu flhren.

Bestimmungen fiir die Bauprodukte

Eigenschaften und Zusammensetzung
Bauprodukte zum VerschlieBen von Uberstréoméffnungen
Dammschichtbildender Baustoff

Fir die Herstellung der Formteile der Bauprodukte zum VerschlieRen von Uberstroméffnun-
gen muss der ddmmschichtbildende Baustoff "ZZ-Brandschutzschaum BDS-N", Variante C
bzw. "ZZ-Brandschutzschaum TS" gemal allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung
Nr. Z-19.11-1599 bzw. Z-19.11-353 verwendet werden.

Abdeckgitter

Als Abdeckgitter fiir die Formteile sind = 0,75 mm dicke Gitter aus nichtbrennbaren? metalli-
schen Werkstoffen mit einem Schmelzpunkt > 1000 °C zu verwenden (s. Anlagen 2 bis 4).
Werkseitig hergestellte Aufleistungen und Rahmen

Bei Einbau der Bauprodukte in Bauteile, deren Dicke geringer ist als die in Abschnitt 1.2.5,
Tabelle 2, geforderte Mindestdicke der Formteile, sind werkseitig hergestellte Aufleistungen
und ggf. Rahmen aus Streifen aus nichtbrennbaren? Kalziumsilikatplatten zu verwenden
(s. Anlage 4).

Herstellung und Kennzeichnung

Herstellung der Bauprodukte

Die Bauprodukte zum VerschlieRen von Uberstroméffnungen vom Typ "ZZ-Brandschutz-
gitter" missen aus den Baustoffen nach den Abschnitten 2.1.1.1 und 2.1.1.2 hergestellt
werden.

Aus dem Baustoff nach Abschnitt 2.1.1.2 und entsprechend den Angaben der Anlage 1 sind
Formteile herzustellen. Ihre Rohdichte muss = 1150 und < 1410 kg/m® betragen.

1.19.18-197/14
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Bei der Herstellung der Bauprodukte sind die jeweiligen Bestimmungen der Abschnitte 2.1.1
und 2.1.2 einzuhalten.

Kennzeichnung der Bauprodukte

Jedes Bauprodukt zum VerschlieRen von Uberstroméffnungen (einschlieRlich der werkseitig
hergestellten Rahmen und Aufleistungen nach Abschnitt 2.1.2) oder sein Beipackzettel oder
seine Verpackung oder, wenn dies Schwierigkeiten bereitet, der Lieferschein oder die
Anlage zum Lieferschein muss vom Hersteller mit dem Ubereinstimmungszeichen
(U-Zeichen) nach den Ubereinstimmungszeichen-Verordnungen der Lander gekennzeichnet
werden. Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach Ab-
schnitt 2.3 erfillt sind.

Ubereinstimmungsnachweis
Allgemeines

Die Bestatigung der Ubereinstimmung der Bauprodukte zum VerschlieBen von Uber-
stromoffnungen (einschlieBlich der werkseitig hergestellten Rahmen und Aufleistungen) mit
den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss fiir jedes Her-
stellwerk mit einer Ubereinstimmungserklarung des Herstellers auf der Grundlage einer
werkseigenen Produktionskontrolle erfolgen. Die Ubereinstimmungserklarung hat der Her-
steller durch Kennzeichnung der Bauprodukte mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zei-
chen) unter Hinweis auf den Verwendungszweck abzugeben.

Werkseigene Produktionskontrolle

In jedem Herstellwerk der Bauprodukte zum VerschlieBen von Uberstrdméffnungen (ein-
schliellich der werkseitig hergestellten Rahmen und Aufleistungen) ist eine werkseigene
Produktionskontrolle einzurichten und durchzufiihren. Unter werkseigener Produktionskon-
trolle wird die vom Hersteller vorzunehmende kontinuierliche Uberwachung der Produktion
verstanden, mit der dieser sicherstellt, dass die von ihm hergestellten Bauprodukte den
Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen.

Die werkseigene Produktionskontrolle soll mindestens die im Folgenden aufgefiihrten Maf3-
nahmen einschlielen:

— Prifung, dass fur die Herstellung der Bauprodukte ausschlielllich die in dieser allgemei-
nen bauaufsichtlichen Zulassung geforderten Baustoffe verwendet werden;

— Prifung der Abmessungen der Bauprodukte

— Bestimmung von Rohdichte, Schaumhohe und Blahdruck an je einem Formteil dreimal
pro Fertigungscharge

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen. Die Aufzeich-
nungen missen mindestens folgende Angaben enthalten:

— Bezeichnung der Bauprodukte bzw. des Ausgangsmaterials
— Art der Kontrolle oder Prifung
— Datum der Herstellung und der Priifung der Bauprodukte bzw. des Ausgangsmaterials

— Ergebnis der Kontrollen und Priifungen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den Anfor-
derungen

— Unterschrift des fur die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen

Die Aufzeichnungen sind mindestens funf Jahre aufzubewahren. Sie sind dem Deutschen
Institut fir Bautechnik und der zustandigen obersten Bauaufsichtsbehdrde auf Verlangen
vorzulegen.

Bei ungenigendem Prifergebnis sind vom Hersteller unverziglich die erforderlichen Maf-
nahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Bauprodukte, die den Anforderungen nicht
entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit tUbereinstimmenden ausge-
schlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch mdéglich und zum
Nachweis der Mangelbeseitigung erforderlich - die betreffende Prifung unverziglich zu wie-
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derholen.
3 Bestimmungen fiir die Ausfiihrung bzw. den Einbau
3.1 Allgemeines

Die beschriebenen und in den Anlagezeichnungen dargestellten Ausfihrungen stellen Min-
destanforderungen zur Erflllung der Anforderungen an den Brandschutz dar.

Die Einhaltung der Vorschriften anderer Rechtsbereiche bleibt davon unberihrt.

Beim Einbau der Bauprodukte zum VerschlieRen von Uberstréoméffnungen in Trennwénde
bleiben die Nachweise der Standsicherheit und Gebrauchstauglichkeit fiir die Trennwande
davon unberiihrt und sind ggf. entsprechend DIN 4103-1° zu fiihren.

3.2 Angrenzende Bauteile
3.2.1 Die Bauprodukte zum VerschlieRen von Uberstréméffnungen diirfen in
— Waénde aus

= Mauerwerk nach DIN 1053-1° mit Mauersteinen nach DIN EN 771-17 bzw. - 2% mit
Druckfestigkeiten mindestens der Druckfestigkeitsklasse 12 nach DIN V 105-100°
bzw. DIN V 106" sowie mit Mértel mindestens der Mértelgruppe Il oder

= Mauerwerk nach DIN 1053-1° mit Porenbetonsteinen nach DIN EN 771-4"" mit Druck-
festigkeiten mindestens der Festigkeitsklasse 4 nach DIN V 4165-100"® oder mit
Porenbeton-Wandplatten nach DIN 4166" bzw. nach allgemeiner bauaufsichtlicher
Zulassung mindestens der Rohdichtklasse 0,55 sowie mit Moértel mindestens der
Mértelgruppe Il bzw. Dinnbettmortel der Mortelgruppe 11l oder

= Beton bzw. Stahlbeton nach DIN 1045-1" oder DIN EN 1992-1-1", in Verbindung mit
DIN EN 1992-1-1/NA' (Die Mindestbetonfestigkeitsklassen nach DIN 1045-1",
Tabelle 3, bzw. die Mindestdruckfestigkeitsklassen nach DIN EN 1992-1-1"°in Ver-
bindung mit DIN EN 1992-1-1/NA®, sind zu beachten.), oder

— Trennwande nach Abschnitt 3.2.2 oder

— Installationsschachte und —kanale nach Abschnitt 3.2.3 oder
— Brandschutzgehause nach Abschnitt 3.2.4

eingebaut werden.

s DIN 4103-1:1984-07 Nichttragende innere Trennwande; Anforderungen, Nachweise

& DIN 1053-1:1996-11 Mauerwerk; Berechnung und Ausfiihrung

7 DIN EN 771-1:2011-07 Festlegungen fir Mauersteine - Teil 1: Mauerziegel

8 DIN EN 771-2:2011-07 Festlegungen fur Mauersteine - Teil 2: Kalksandsteine

° DIN V 105-100:2005-10 Mauerziegel - Teil 100: Mauerziegel mit besonderen Eigenschaften

10 DIN V 106:2005-10 Kalksandsteine mit besonderen Eigenschaften

" DIN EN 771-4:2011-07 Festlegungen fir Mauersteine — Teil 4: Porenbetonsteine

12 DIN 4165-100:2005-10 Porenbetonsteine — Teil 100: Plansteine und Planelemente mit besonderen
Eigenschaften

13 DIN 4166:1997-10 Porenbeton Bauplatten und Porenbeton-Planbauplatten

1 DIN 1045-1:2008-08 Tragwerke aus Beton, Stahlbeton und Spannbeton - Teil 1: Bemessung und
Konstruktion

DIN EN 1992-1-1:2011-01 Eurocode 2: Bemessung und Konstruktion ~ von Stahlbeton-  und
Spannbetontragwerken - Teil 1-1: Allgemeine Bemessungsregeln und Regeln fir
den Hochbau

DIN EN 1992-1-1/NA:2013-04 Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter - Eurocode 2: Bemessung und
Konstruktion von Stahlbeton- und Spannbetontragwerken - Teil 1-1: Allgemeine
Bemessungsregeln und Regeln fir den Hochbau

Z58821.14 1.19.18-197/14



Elektronische Kopie der abZ des DIBt: Z-19.18-1656

Deutsches
Institut

fir
Bautechnik

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Nr. Z-19.18-1656 Seite 8 von 9 | 9. Dezember 2014

3.2.2

3.2.3

3.24

3.2.5

3.3

3.4

Z58821.14

Die Trennwénde miissen den Bestimmungen von DIN 4102-4® fiir Wande aus Gipskarton-
Bauplatten der Feuerwiderstandsklasse F 120, F 90, F 60 bzw. F 30 mit Beplankung aus
Gipskarton-Feuerschutzplatten nach Tab. 48 entsprechen.

Wahlweise dirfen die Bauprodukte zum VerschlieRen von Uberstroméffnungen auch in
Trennwénde aus nichtbrennbaren? Bauplatten eingebaut werden, wenn diese Wande den
Bestimmungen von DIN 4102-2" fiir Wande der Feuerwiderstandsklasse F 120, F 90, F 60
bzw. F 30 entsprechen und die Feuerwiderstandsklasse F 120, F 90, F 60 bzw. F 30 durch
ein allgemeines bauaufsichtliches Priifzeugnis nachgewiesen ist.

Die Wande der Installationsschachte und —kanale mussen aus Gipskarton-Feuerschutzplat-
ten oder nichtbrennbaren? Bauplatten bestehen.

Die Installationsschachte und —kanale missen der Feuerwiderstandsklasse | 120, 1 90, |1 60
bzw. 130 nach DIN 4102-4° oder gemaR allgemeinem bauaufsichtlichen Priifzeugnis nach
DIN 4102-11* entsprechen.

Die Bauprodukte zum VerschlieBen von Uberstroméffnungen diirfen auch in Brandschutz-
gehause (Schaltschranke) eingebaut werden, sofern die Verbindung mit dem Zulassungs-
gegenstand in den Bestimmungen der fir das Brandschutzgehduse erteilten allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung geregelt ist.

Bei Einbau der Bauprodukte in Bauteile, deren Dicke geringer ist als die in Abschnitt 1.2.5,
Tabelle 2, geforderte Mindestdicke der Formteile, sind Aufleistungen nach Abschnitt 2.1.2 zu
verwenden (s. Anlage 4).

Bei Trennwénden oder Bauteilen nach Abschnitt 1.2.3 bzw. 1.2.4 ist die Offnung, in die das
Bauprodukt eingebaut werden soll, umlaufend mit einem Rahmen nach Abschnitt 2.1.2 zu
bekleiden (s. Anlage 3). Die mit dem Rahmen bekleidete Offnung darf umlaufend maximal
2,5 mm groRer als die Abmessungen der Formteile ausgeflihrt werden.

Einbau der Bauprodukte zum VerschlieRen von Uberstromoffnungen
Vor dem Einbau muss die Laibung der Bauteil6ffnung gereinigt und entstaubt werden.
Das Formteil nach Abschnitt 2.2.1.1 ist in die Bauteil6ffnung einzuschieben.

Sind die Fugen zwischen dem Formteil des Bauproduktes und der Offnungslaibung gréRer
als 2,5 mm, so sind diese Fugen umlaufend und vollstindig mit nichtbrennbaren? Baustoffen
zu schliel®en, z. B. mit Mortel aus mineralischen Baustoffen oder mit nichtbrennbarer Mine-
ralwolle, deren Rohdichte = 80 kg/m® betragen und deren Schmelzpunkt (iber 1000 °C liegen
muss.

Das Formteil ist ein- bzw. beidseitig — gemal Abschnitt 1.2.5, Tabelle 2, - mit dem/den
Abdeckgitter(n) nach Abschnitt 2.1.1.2 zu versehen (s. Anlagen 2 bis 4). Das/Die Abdeck-
gitter muss/miissen dabei sowohl das Formteil als auch die Fuge zwischen Formteil und
Bauteillaibung Uberdecken. Zur Befestigung sind geeignete Befestigungsmitteln, z. B.
Spaxschrauben, zu verwenden.

Ubereinstimmungsbestitigung

Der Unternehmer (Errichter), der den Zulassungsgegenstand/die Zulassungsgegenstande
eingebaut hat, muss fiir jedes Bauvorhaben eine Ubereinstimmungsbestatigung ausstellen,
mit der er bescheinigt, dass der/die von ihm eingebaute(n) Zulassungsgegenstand/Zulas-
sungsgegenstidnde den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung
entspricht/entsprechen (ein Muster fiir diese Bestatigung s. Anlage 5). Diese Bestatigung ist
dem Bauherrn zur ggf. erforderlichen Weiterleitung an die zustandige Bauaufsichtsbehoérde
auszuhandigen.

1.19.18-197/14
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
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4 Bestimmungen fiir Nutzung und Wartung
Die Brandschutzwirkung der Produkte zum VerschlieRen von Uberstrémoffnungen ist auf die
Dauer nur sichergestellt, wenn diese stets in ordnungsgemafem Zustand gehalten werden

(z. B. keine mechanische Beschadigung; keine Verschmutzung; dauerhafte Gewahrleistung
der freien Flache; Instandhaltung).

Maja Tiemann Beglaubigt
Referatsleiterin
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Deutsches
Institut

Bautechnik

Abmessungen / Ubersicht:

(Anordnung der Luftschlitze variieren je nach GréRe bzw. Ausflihrungsform)

i

| < 420 |

|
i
» A
>
i

S

Vi

> B

*b nach angrenzendem Bauteil und Feuerwiderstandsklasse s. Abschnitt 1.2.5,

Tab.2 bzw. Anlagen 2 bis 4

Male in mm

Schnitt A-A:

Schnitt B-B:

Bauprodukte "ZZ-Brandschutzgitter"

zum VerschlieBen von Uberstréméffnungen in feuerwiderstandsfahigen Bauteilen

Abmessungen / Ubersicht

Anlage 1

Z87532.14
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Deutsches
Nr. Z-19.18-1656 vom 9. Dezember 2014 'nst";ljt
ur

Bautechnik

Einbau in Massivwand:

Die Feuerwiderstandsdauer der "ZZ-Brandschutzgitter" muss der Feuerwiderstandsklasse
der Massivwand entsprechen.

Max. Spalt umlaufend < 2,5 mm,

bei grofterem Spalt vollstédndig mit nicht-
brennbaren mineralischen Baustoffen
verschlieflen oder mit Mineralwolle (Bau-
stoffklasse DIN 4102-A1 oder Klasse A1
bzw. A2-s1,d0 nach EN 13501-1) ausstopfen.

Befestigung mit Stahlschrauben

Era

ZZ-Brandschutzgitter, Dicke
\ entsprechend Tabelle

Abdeckgitter, wahlweise
einseitig oder beidseitig
(entsprechend Tabelle)

Massivwand der Feuerwiderstands-
klasse F 30, F 60, F 90 bzw. F 120

Feuerwiderstands- | Mindestdicke b [mm] der Formteile der Bauprodukte

dauer zum Verschliefen von Uberstroméffnungen in
Massivwanden
einseitiges Abdeckgitter | beidseitiges Abdeckgitter
30 Minuten 35 35
60 Minuten 55 45
90 Minuten 75 60
Mafe in mm 120 Minuten 75

Bauprodukte "ZZ-Brandschutzgitter”
zum VerschlieRen von Uberstrémoéffnungen in feuerwiderstandsfahigen Bauteilen

Einbau in Massivwand Anlage 2

Z87532.14 1.19.18-197/14
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Deutsches

Institut
fir

Bautechnik

Einbau in Trennwand:

Die Feuerwiderstandsdauer der "ZZ-Brandschutzgitter" muss der Feuerwiderstandsklasse

der Trennwand entsprechen.

Befestigung mit Stahlschrauben

9.

2005

LY,

Abdeckgitter, wahlweise
einseitig oder beidseitig
(entsprechend Tabelle)

9.

o%a 26

-

IR

Ly

P

MalRe in mm

K

SRKKLKS
N N
%%

&

7N
%

%

KXY

Max. Spalt umlaufend < 2,5 mm,

bei grofterem Spalt vollstandig mit nicht-
brennbaren mineralischen Baustoffen
verschlielen oder mit Mineralwolle (Bau-
stoffklasse DIN 4102-A1 oder Klasse A1

bzw. A2-s1,d0 nach EN 13501-1) ausstopfen.

"""

ZZ-Brandschutzgitter, Dicke
\ entsprechend Tabelle

Rahmen umlaufend aus 20 mm dicken
nichtbrennbaren (Baustoffklasse DIN 4102-A)
\ Kalziumsilikatplatten

Trennwand der Feuerwider-
standsklasse F 30, F 60, F 90 bzw. F 120

Feuerwiderstands- | Mindestdicke b [mm)] der Formteile der Bauprodukte
dauer zum Verschliefen von Uberstréméffnungen in
Trennwénden
einseitiges Abdeckgitter | beidseitiges Abdeckgitter
30 Minuten 35 35
60 Minuten 55 45
90 Minuten 75 75
120 Minuten - 75

Bauprodukte "ZZ-Brandschutzgitter"

zum VerschlieRen von Uberstroméffnungen in feuerwiderstandsfahigen Bauteilen

Einbau in Trennwand

Anlage 3

Z87532.14
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Deutsches
Institut

fir
Bautechnik

| 30-Kanal bzw.

| 60-, | 90-, | 120-Kanal bzw.

Trennwand F 30:

Trennwand F 60, F 90, F 120:

I-Kanals bzw. der Trennwand entsprechen.

I-Kanal bzw.
Trennwand

Aufleistung aus nichtbrennbaren
(Baustoffklasse DIN 4102-A oder
Klasse A1 bzw. A2-s1,d0 nach
EN 13501-1) Kalziumsilikatplatten

Die Feuerwiderstandsdauer der "ZZ-Brandschutzgitter" muss der Feuerwiderstandsklasse des

DRXRRIRIIRIAX

150}

Abdeckgitter, wahlweise
einseitig oder beidseitig
(entsprechend Tabelle)

|-Kanal bzw.
Trennwand

Aufleistung aus nichtbrennbaren
(Baustoffklasse DIN 4102-A oder
Klasse A1 bzw. A2-s1,d0 nach
EN 13501-1) Kalziumsilikatplatten

} 50 |

ZZ-Brandschutzgitter, Dicke
entsprechend Tabelle

N\

einseitig oder beidseitig
(entsprechend Tabelle)

Abdeckgitter, wahlweise /

ZZ-Brandschutzgitter, Dicke
entsprechend Tabelle

Feuerwiderstands- | Mindestdicke b [mm] der Formteile der Bauprodukte
dauer zum VerschlieRen von Uberstréméffnungen in

|-Kandlen oder Trennwénden

einseitiges Abdeckgitter | beidseitiges Abdeckgitter
30 Minuten 35 35
60 Minuten 55 45
90 Minuten 75 75
Malie in mm 120 Minuten 75

Bauprodukte "ZZ-Brandschutzgitter"

zum VerschlieRen von Uberstroméffnungen in feuerwiderstandsfahigen Bauteilen

Einbau in Installationskanal oder Trennwand

Anlage 4

Z87532.14
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tir

Bautechnik

MUSTER

Ubereinstimmungsbestétigung

- Name und Anschrift des Unternehmens, dass das Bauprodukt zum VerschlieBen einer Uberstroméffnung
/die Bauprodukte zum VerschlieBen von Uberstroméffnungen (Zulassungsgegenstand) eingebaut hat:

— Bauvorhaben:

Hiermit wird bestati sungsgegenstande hinsichtlich aller
i n der allgemeinen bauaufsichtlichen
vom ... (und ggf. der Bestimmungen der

(Firma/Unterschrift)

(Diese Bescheinigung ist dem Bauherrn zur ggf. erforderlichen Weitergabe an die zusténdige
Bauaufsichtsbehdrde auszuhandigen.

Bauprodukte "ZZ-Brandschutzgitter”
zum VerschlieRen von Uberstrémoéffnungen in feuerwiderstandsfahigen Bauteilen

T - v Anlage 5
Muster fur eine Ubereinstimmungsbestatigung g
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