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ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit
des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

Sofern in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Anforderungen an die besondere
Sachkunde und Erfahrung der mit der Herstellung von Bauprodukten und Bauarten
betrauten Personen nach den § 17 Abs.5 Musterbauordnung entsprechenden Lander-
regelungen gestellt werden, ist zu beachten, dass diese Sachkunde und Erfahrung auch
durch gleichwertige Nachweise anderer Mitgliedstaaten der Europaischen Union belegt
werden kann. Dies gilt ggf. auch fir im Rahmen des Abkommens (ber den Europaischen
Wirtschaftsraum (EWR) oder anderer bilateraler Abkommen vorgelegte gleichwertige Nach-
weise.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die fir die Durchfihrung von
Bauvorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheini-
gungen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbeson-
dere privater Schutzrechte, erteilt.

Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter
gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", dem Verwender bzw. Anwender
des Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur
Verfugung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauaufsichtliche
Zulassung an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten
Behdrden Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfliigung zu stellen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollstandig vervielfaltigt werden. Eine
auszugsweise Veroffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fiir Bau-
technik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dirfen der allgemeinen bauauf-
sichtlichen Zulassung nicht widersprechen. Ubersetzungen der allgemeinen bauaufsicht-
lichen Zulassung missen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fir Bautechnik nicht geprufte
Ubersetzung der deutschen Originalfassung" enthalten.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung kénnen nachtraglich ergénzt und geéandert
werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.
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BESONDERE BESTIMMUNGEN
Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

Zulassungsgegenstand
Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung gilt fir die Herstellung und Verwendung von
Dammestoffen aus expandiertem Polystyrol (EPS, Automatenware), die im Warmedamm-
system als Perimeterdammung zur Anwendung kommen, nachfolgend als EPS-Hartschaum-
platten bezeichnet.
Die EPS-Hartschaumplatten haben die Bezeichnung:

"PhilippinePH-EPS-PM3" oder

"PhilippinePH-EPS-PM6".
Die EPS-Hartschaumplatten haben beidseitig eine gepragte Oberflache.

Anwendungsbereich

Die EPS-Hartschaumplatten dirfen zur Warmedammung von erdberiihrten Wanden und
Kellerfullboden (statisch nichttragende Bauteile) aus massiven mineralischen Baustoffen in
Bereichen der Beanspruchung durch Bodenfeuchte und nichtstauendes Sickerwasser' sowie
als Sockeldammung angewendet werden.

Die Anwendung der EPS-Hartschaumplatten im Kapillarsaum des Grundwassers (i. d. R.
ca. 30 cm Uiber HGW) und im Bereich von driickendem Wasser ist nicht zulassig.

Der anstehende Boden muss gut wasserdurchlassig sein. Bei Vorhandensein von bindigen
oder geschichteten Bdden, bei denen Stau- oder Schichtenwasser auftreten kann, ist eine
Dréanung nach der Norm DIN 4095 vorzusehen.

Die Anwendung der EPS-Hartschaumplatten "PhilippinePH-EPS-PM3" und
"PhilippinePH-EPS-PM6" ist bis in Tiefen von 6 m unter der Gelandeoberflache zulassig.

Bestimmungen fiir das Bauprodukt

Eigenschaften und Zusammensetzung
Allgemeines

Die EPS-Hartschaumplatten muissen den nachfolgend genannten Bestimmungen
entsprechen.

Fur die Bestimmung der nachfolgenden Eigenschaften sind die zu prifenden EPS-Hart-
schaumplatten mindestens 1 Woche bei 60 °C vorzulagern.

Geometrische Eigenschaften

Die Dicke der EPS-Hartschaumplatten darf 80 mm nicht unterschreiten und 300 mm nicht
Uberschreiten.

EPS-Hartschaumplatten mit einer Plattendicke d > 200 mm mussen eine Kantenprofilierung
(Stufenfalz, Tiefe 2 15 mm) haben.

Wasserbeanspruchung im Sinne der DIN 18195-4: Bauwerksabdichtungen - Teil 4: Abdichtungen gegen Boden-

feuchte (Kapillarwasser, Haftwasser) und nichtstauendes Sickerwasser an Bodenplatten und Wanden, Bemessung

und Ausfiihrung

DIN 4095:1990-06 Baugrund; Dranung zum Schutz baulicher Anlagen; Planung, Bemessung und
Ausflihrung
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Die Prifung der geometrischen Eigenschaften der EPS-Hartschaumplatten erfolgt nach
folgenden Normen:

Lange und Breite nach der Norm DIN EN 822°,
Dicke nach der Norm DIN EN 823*,
Rechtwinkligkeit nach der Norm DIN EN 824°,
Ebenheit nach der Norm DIN EN 825°.
Die Prifung ist an flinf Probekdrpern mit Liefermalien durchzufihren.

Die zulassigen Abweichungen der gemessenen Einzelwerte von den angegebenen Nenn-
mafen betragen in Bezug auf die Léange und Breite + 0,6 % oder + 3 mm’, auf die Dicke
+ 2 mm, auf die Rechtwinkligkeit in Langen- und Breitenrichtung = 5 mm/m und hinsichtlich
der Ebenheit der EPS-Hartschaumplatten 5 mm.

Rohdichte

Die Rohdichte der EPS-Hartschaumplatten muss bei Priifung nach der Norm DIN EN 1602°
den in Tabelle 1 angegebenen Werten entsprechen. Der angegebene Rohdichtebereich darf
nicht unter- oder Uberschritten werden.

Dimensionsstabilitdt im Normalklima

Die Dimensionsstabilitdt im Normalklima ist nach der Norm DIN EN 1603° (Verfahren C) zu
bestimmen. Dabei dirfen die Mafldnderungen + 0,2 % nicht Uberschreiten.
Dimensionsstabilitét bei definierten Temperatur- und Feuchtebedingungen

Die Dimensionsstabilitat bei definierten Temperatur- und Feuchtebedingungen ist nach der
Norm DIN EN 1604 zu bestimmen.

Die Prifung ist bei einer Klimabeanspruchung von (70 +2)°C {ber eine Dauer von
(48 £ 1) h an drei Probekdrpern in Lieferdicke durchzufilhren. Dabei diirfen die MaR-
anderungen 3,0 % nicht iberschreiten.

Verformung bei definierter Druck- und Temperaturbeanspruchung

Die Verformung bei definierter Druck- und Temperaturbeanspruchung ist nach der Norm
DIN EN 1605' zu bestimmen. Dabei erfolgt die Priifung mit der Priifbedingung 2 der Norm
DIN EN 1605', Abschnitt 7.2, Tabelle 1. Die MaRanderungen diirfen 5,0 % bzw. 10 mm"
nicht Uberschreiten.

Die Priifung ist an drei Probekérpern™ in Lieferdicke durchzufiihren.

DIN EN 822:2013-05 Warmedammstoffe fir das Bauwesen - Bestimmung der Lange und Breite;
Deutsche Fassung EN 822:2013

DIN EN 823:2013-05 Warmedammstoffe fir das Bauwesen - Bestimmung der Dicke; Deutsche Fassung
EN 823:2013

DIN EN 824:2013-05 Warmedammestoffe fir das Bauwesen - Bestimmung der Rechtwinkligkeit; Deutsche
Fassung EN 824:2013

DIN EN 825:2013-05 Warmedammstoffe fir das Bauwesen - Bestimmung der Ebenheit; Deutsche

Fassung EN 825:2013
Der gréere numerische Wert ist malRgebend.

DIN EN 1602:2013-05 Warmedammstoffe fur das Bauwesen - Bestimmung der Rohdichte; Deutsche
Fassung EN 1602:2013

DIN EN 1603:2013-05 Warmedammstoffe fir das Bauwesen - Bestimmung der Dimensionsstabilitat im
Normalklima (23 °C/50 % relative Luftfeuchte); Deutsche Fassung EN 1603:2013

DIN EN 1604:2013-05 Warmedammstoffe fir das Bauwesen - Bestimmung der Dimensionsstabilitat bei
definierten Temperatur- und Feuchtebedingungen; Deutsche Fassung EN 1604:
2013

Die Lange und Breite der Probekdper muss mindestens der Dicke des Probekérpers entsprechen.

DIN EN 1605: 2013-05 Warmedammstoffe fir das Bauwesen - Bestimmung der Verformung bei definierter

Druck- und Temperaturbeanspruchung; Deutsche Fassung EN 1605:2013
Der kleinere numerische Wert ist malgebend.
Die Lange bzw. Breite der Probekérper muss mindestens der Dicke des Probekérpers entsprechen. Bei
Plattendicken d > 200 mm kann die Prifung an halbierten Probekdrpern erfolgen. Es sind dann beide Plattenhalften
Zu messen.
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Druckspannung bei 10 % Stauchung

Jeder Einzelwert der Druckspannung bei 10 % Stauchung muss bei Prifung nach der Norm
DIN EN 826" mindestens dem in Tabelle 1 angegebenen Nennwert der Druckfestigkeit ent-
sprechen.

Die Priifung ist an fiinf Probekdrpern™ in Lieferdicke durchzufiihren.

Biegefestigkeit
Die Biegefestigkeit muss bei Priifung nach der Norm DIN EN 12089 (Priifverfahren B)

mindestens 350 kPa betragen.
Es sind jeweils drei Probekérper'” zu priifen.

Wasseraufnahme bei langzeitigem voélligem Eintauchen

Die Wasseraufnahme Wy, bei langzeitigem vélligem Eintauchen darf bei Priifung nach der
Norm DIN EN 12087"® (Priifverfahren 2A, Abtropfzeit max. 10s) héchstens 3,0 Vol.-%
betragen.

Die Priifung ist an jeweils drei Probekdrpern' in Lieferdicke durchzufiihren.

Wasseraufnahme durch Diffusion

Die Wasseraufnahme W, durch Diffusion darf bei Priifung nach der Norm DIN EN 12088%
héchstens 5,0 Vol.-% betragen.

Es sind jeweils zwei Probekdrper (Abmessungen 500 mm x 500 mm x Lieferdicke) zu
prufen. Im Vorfeld der Prifung ist die Rohdichte der hier verwendeten Probekdérper zu
bestimmen. Es ist darauf zu achten, dass die ermittelte Rohdichte annahernd der Rohdichte
der fur die Prufung der Druckspannung nach Abschnitt 2.1.7 verwendeten Probekdrper
entspricht.

Frost-Tau-Wechselbeanspruchung

Der Nachweis der Widerstandsfahigkeit gegen Frost-Tau-Wechselbeanspruchung ist nach
der Norm DIN EN 12091?' zu fiihren. Hierbei sind beide im Diffusionsversuch befeuchteten
Proben zu verwenden.

Im Rahmen dieser Prifung ist ebenfalls die Wasseraufnahme zu bestimmen. Die Feuchte-
aufnahme darf nach der Frost-Tau-Wechselbeanspruchung nicht mehr als 10,0 Vol.-%
betragen. Die Proben diirfen keine aullerlich sichtbaren Veranderungen erfahren haben.

Nach Ermittlung der Feuchte ist an 6 quadratischen Proben? (jeweils 3 im feuchten und 3 im
trockenen Zustand - nach Trocknung bei 60 °C bis zur Massenkonstanz) die Druckspannung
bei 10 % Stauchung nach der Norm DIN EN 826" zu ermitteln.

Die Druckspannung® bei 10 % Stauchung darf bei Priifung nach DIN EN 826" nach der
Frost-Tauwechselbeanspruchung gegenlber der Festigkeit der "nicht frostbeanspruchten
Vergleichsprobe"? um nicht mehr als 10,0 % vermindert sein und den Nennwert der Druck-
festigkeit nach Tabelle 1 nicht unterschreiten.

DIN EN 826:2013-05 Warmedammestoffe flr das Bauwesen - Bestimmung des Verhaltens bei Druckbean-
spruchung; Deutsche Fassung EN 826:2013
DIN EN 12089:2013-06 Warmedammstoffe fiir das Bauwesen - Bestimmung des Verhaltens bei Biegebean-

spruchung; Deutsche Fassung EN 12089:2013
Bei EPS-Hartschaumplatten mit d > 100 mm sind die Probekdrper aus dem Zentrum der Platte auszuschneiden.
DIN EN 12087:2013-06 Warmedammstoffe fur das Bauwesen - Bestimmung der Wasseraufnahme bei
langzeitigem Eintauchen; Deutsche Fassung EN 12087:2013
Die Lange bzw. Breite der Probekdper muss mindestens 200 mm betragen. Bei Lieferdicken >200 mm mdissen
diese Abmessungen mindestens der Dicke des Probekdrpers entsprechen.

DIN EN 12088:2013-06 Warmedammestoffe fir das Bauwesen - Bestimmung der Wasseraufnahme durch
Diffusion; Deutsche Fassung EN 12088:2013
DIN EN 12091:2013-06 Warmedammstoffe fir das Bauwesen - Bestimmung des Verhaltens bei Frost-Tau-

Wechselbeanspruchung; Deutsche Fassung EN 12091:2013
Es sind die gleichen Probengrofien wie fiir die Prifung der Druckspannung nach 2.1.7 zu verwenden.
Mittelwert der Einzelmessungen
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Brandverhalten

Die EPS-Hartschaumplatten mussen die Anforderungen an schwerentflammbare Baustoffe
(Baustoffklasse DIN 4102-B1) nach der Norm DIN 4102-1%*, Abschnitt 6.1, erfiillen.

Die Brandpriifungen sind nach der Norm DIN 4102-1* in Verbindung mit der Norm
DIN 4102-16% durchzufiihren.

Warmeleitfahigkeit

Die Warmeleitfahigkeit A bei 10 °C Mitteltemperatur darf bei Prifung nach der Norm
DIN EN 12667% bzw. DIN EN 12939% den in Tabelle 1 angegebenen Grenzwert der Warme-
leitfahigkeit Agen, nicht Gberschreiten. Die Prufung erfolgt nach Lagerung der EPS-
Hartschaumplatten bei 23 °C/50 % relative Luftfeuchte.

Tabelle 1: Anforderungen

Platten- | Bezeichnung Waérmeleit- | Roh- Nennwert Baustoffklasse
typ fahigkeit dichte |der Druck- |nach
Agrenz festigkeit DIN 4102-1%

(W/(m- K)) | (kg/m?) (kPa)

PhilippinePH-EPS-PM3
1 0,0338 34 - 40 250 B1
PhilippinePH-EPS-PM6

Zusammensetzung

Die beim Deutschen Institut fur Bautechnik hinterlegte Zusammensetzung ist einzuhalten.
Anderungen dirfen nur mit Zustimmung des Deutschen Instituts fir Bautechnik erfolgen.
Herstellung, Bezeichnung und Kennzeichnung

Herstellung

Bei der Herstellung der EPS-Hartschaumplatten sind die Bestimmungen des Abschnitts 2.1
einzuhalten.

Bezeichnung

Die EPS-Hartschaumplatten sind wie folgt zu bezeichnen:
PhilippinePH-EPS-PM3 — Z-23.33-1372 — EPS - B1
PhilippinePH-EPS-PM6 — Z-23.33-1372 — EPS - B1
Kennzeichnung

Das Bauprodukt, die Verpackung des Bauprodukts oder das beigefugte Etikett muss vom
Hersteller mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) nach den Ubereinstimmungs-
zeichen-Verordnungen der Lander gekennzeichnet werden.

DIN 4102-1:1998-05 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen - Teil 1: Baustoffe; Begriffe, Anfor-
derungen und Prifungen

DIN 4102-16:1998-05 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen - Teil 16: Durchfiihrung von Brand-
schachtprifungen

DIN EN 12667:2001-05 Warmetechnisches Verhalten von Baustoffen und Bauprodukten - Bestimmung des

Warmedurchlasswiderstandes nach dem Verfahren mit dem Plattengerat und dem
Warmestrommessplatten-Gerat - Produkte mit hohem und mittlerem Warmedurch-
lasswiderstand; Deutsche Fassung EN 12667:2001

DIN EN 12939:2001-02 Warmetechnisches Verhalten von Baustoffen und Bauprodukten - Bestimmung des
Warmedurchlasswiderstandes nach dem Verfahren mit dem Plattengerat und dem
Warmestrommessplatten-Gerat - Dicke Produkte mit hohem und mittlerem Warme-
durchlasswiderstand; Deutsche Fassung EN 12939:2000
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Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 2.3 erfillt
sind.

Weiterhin muss die Kennzeichnung in deutlicher Schrift folgende Angaben enthalten:

Fur die Anwendung im Warmedammsystem als Perimeterddmmung bei Bodenfeuchte und
nichtstauendem Sickerwasser nach allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung
Nr.: Z-23.33-1372

— EPS-Hartschaumplatte

— Nenndicke, Nennldnge und Nennbreite

- Bemessungswerte der Warmeleitfahigkeit A2
- bei Beanspruchung durch Bodenfeuchte und nichtstauendes Sickerwasser"
- im Sockelbereich

— "schwerentflammbar" (Baustoffklasse DIN 4102-B1)

Philippine GmbH & Co. Dammstoffsysteme KG, 44805 Bochum

Herstellwerk? und Herstellungsdatum?

Ubereinstimmungsnachweis
Allgemeines

Die Bestatigung der Ubereinstimmung des Bauprodukts mit den Bestimmungen dieser allge-
meinen bauaufsichtlichen Zulassung muss fir jedes Herstellwerk mit einem Ubereinstim-
mungszertifikat auf der Grundlage einer werkseigenen Produktionskontrolle und einer regel-
maRigen Fremduberwachung einschlieBlich einer Erstprifung des Bauprodukts nach Maf3-
gabe der folgenden Bestimmungen erfolgen.

Fur die Erteilung des Ubereinstimmungszertifikats und die Fremdiiberwachung hat der Her-
steller des Bauprodukts eine hierfur anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierfur aner-
kannte Uberwachungsstelle einzuschalten.

Die Erklarung, dass ein UbereinstimmL_J_ngszertifikat erteilt ist, hat der Hersteller durch Kenn-
zeichnung der Bauprodukte mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) unter Hinweis
auf den Verwendungszweck abzugeben.

Dem Deutschen Institut far Bautechnik ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des von ihr
erteilten Ubereinstimmungszertifikats zur Kenntnis zu geben.

Werkseigene Produktionskontrolle

In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durchzu-
fuhren. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzunehmende
kontinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicherstellt, dass die
von ihm hergestellten Bauprodukte den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung entsprechen.

Die werkseigene Produktionskontrolle soll mindestens die in Tabelle 2 aufgefiihrten MaR-
nahmen einschlieBen. Zusatzlich sind die "Richtlinien zum Ubereinstimmungsnachweis
schwerentflammbarer Baustoffe (Baustoffklasse DIN 4102-B1) nach allgemeiner bauauf-

sichtlicher Zulassung"* in der jeweils giiltigen Fassung mafRgebend.

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und auszu-
werten. Die Aufzeichnungen miissen mindestens folgende Angaben enthalten:
— Bezeichnung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials und der Bestandteile

— Art der Kontrolle oder Priifung

Es sind im Rahmen der Kennzeichnung die konkreten Bemessungswerte der Warmeleitfahigkeit je Anwendung
nach Tabelle 4 anzugeben.

Herstellwerk und Herstellungsdatum dirfen auch verschliisselt angegeben werden.

zuletzt verdffentlicht in den "Mitteilungen” des Deutschen Instituts fiir Bautechnik, Heft 2 vom 1. April 1997
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— Datum der Herstellung und der Prifung des Bauproduktis bzw. des Ausgangsmaterials
der Bestandteile

— Ergebnis der Kontrollen und Prufungen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den Anfor-
derungen

— Unterschrift des fiir die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen

Die Aufzeichnungen sind mindestens flnf Jahre aufzubewahren und der fir die Fremduber-
wachung eingeschalteten Uberwachungsstelle vorzulegen. Sie sind dem Deutschen Institut
fur Bautechnik und der zusténdigen obersten Bauaufsichtsbehérde auf Verlangen vorzu-
legen.

Bei ungenliigendem Priifergebnis sind vom Hersteller unverziiglich die erforderlichen Malf3-
nahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Bauprodukte, die den Anforderungen nicht
entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit tUbereinstimmenden ausge-
schlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch mdéglich und zum
Nachweis der Mangelbeseitigung erforderlich - die betreffende Prifung unverzuglich zu
wiederholen.

Tabelle 2: Umfang der werkseigenen Produktionskontrolle

Eigenschaften Prifung nach Haufigkeit

Abschnitt je Plattentyp
mindestens

Geometrie 21.2

Rohdichte 213

Biegefestigkeit 2.1.8

Druckspannung bei 10 % Stauchung 21.7 1 x taglich

Kennzeichnung 223

Kontrolle der Ausgangsstoffe 2.1.14 laufend

Warmeleitfahigkeit 21.13 1 x taglich

Wasseraufnahme 21.9 2 x jahrlich

Brandverhalten (DIN 4102-B1) siehe Richtlinien®

Priifverfahren ist mit der Uberwachungsstelle zu vereinbaren.

Fremdiiberwachung

In jedem Herstellwerk sind die werkseigene Produktionskontrolle und die Einhaltung der
Kennzeichnung durch eine Fremdiberwachung regelmaRig zu Uberprifen, mindestens
jedoch zweimal jahrlich.

Im Rahmen der Fremdiberwachung ist eine Erstpriifung des Bauprodukts durchzufiihren,
sind Proben nach dem in Tabelle 3 festgelegten Priifplan zu entnehmen und zu priifen und
kénnen auch Proben fir Stichprobenprifungen enthommen werden. Die Probenahme und
Priifungen obliegen jeweils der anerkannten Uberwachungsstelle.
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Tabelle 3: Umfang der Fremdiberwachung
Eigenschaft Prafungen nach Haufigkeit
Abschnitt je Plattentyp
mindestens
Geometrie 21.2
Rohdichte 21.3
Dimensionsstabilitat 21.4/21.5
Biegefestigkeit 21.8
Verformung 2.1.6 L
- 2 X jahrlich
Druckspannung bei 10 % Stauchung 21.7
Wasseraufnahme Eintauchen 21.9
Wasseraufnahme Diffusion 2.1.10
Frost-Tau-Wechselversuch 21.1
Kennzeichnung 223
Warmeleitfahigkeit 2113 1 x jahrlich
Brandverhalten (DIN 4102-B1) siehe Richtlinien®

3.1
3.141
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In den Priif-/Uberwachungsberichten sind folgende Angaben zu den gepriiften EPS-Hart-
schaumplatten aufzunehmen: Rohstoffbezeichnung, Oberflachen- und Kantenbeschaffenheit
der entnommenen EPS-Hartschaumplatten, Probekdérperabmessungen und Angaben zur
Vorlagerung der Probekdrper.

Im Laufe der Uberwachung sollen alle Plattendicken durch die Fremdiberwachung erfasst
werden. Dabei ist die Warmeleitfahigkeit im ersten Jahr der Uberwachung bei jedem Uber-
wachungsbesuch an mindestens zwei Plattendicken und im Zuge der weiteren Uber-
wachung an mindestens jeweils einer Dicke zu prifen.

Fir die Uberwachung des Brandverhaltens gelten die Regelungen der "Richtlinien zum
Ubereinstimmungsnachweis schwerentflammbarer Baustoffe (Baustoffklasse DIN 4102-B1)
nach allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung™® in der jeweils giiltigen Fassung.

Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremduberwachung sind mindestens funf Jahre aufzu-
bewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Uberwachungsstelle dem
Deutschen Institut fir Bautechnik und auf Verlangen der zustandigen obersten Bauauf-
sichtsbehdrde vorzulegen.

Bestimmungen fiir Entwurf und Bemessung

Entwurf
Wasserbeanspruchung und Drianung

Die Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung setzen nichtbindige und
wasserdurchlassige Boden®' voraus. Ist das nicht der Fall, so ist stauendes Wasser zuver-
lassig durch eine Dranung nach der Norm DIN 40952 zu vermeiden. Bei Anordnung einer
Dranung muss deren Funktionsfahigkeit langfristig gewahrleistet sein.

Der Boden muss eine Wasserdurchlassigkeit von mindestens 10™ m/s besitzen.
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Bauwerksabdichtung

Das Gebaude und seine Bauteile, vor denen die EPS-Hartschaumplatten angeordnet
werden sollen, mussen vor einer Beanspruchung durch Wasser geschitzt werden. Dazu
sind z. B. Bauwerksabdichtungen nach der Norm DIN 18195-4% einzubauen. Die Bauwerks-
abdichtung einschlieRlich der zum Einsatz kommenden Hilfsstoffe muss mit den EPS-Hart-
schaumplatten vertraglich sein.

Bemessung
Nachstehende Angaben fiir die bauphysikalischen Nachweise sind zu berticksichtigen.
Warmeleitfahigkeit

Die EPS-Hartschaumplatten diirfen, abweichend von der Norm DIN 4108-2%,
Abschnitt 5.2.2, beim rechnerischen Nachweis des Warmeschutzes entsprechend den
Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung berlicksichtigt werden, auch
wenn sie auBerhalb der Abdichtung angeordnet sind.

Beim rechnerischen Nachweis des Warmeschutzes sind fir die EPS-Hartschaumplatten
folgende Bemessungswerte der Warmeleitfahigkeit in Ansatz zu bringen:

Tabelle 4: Bemessungswerte der Warmeleitfahigkeit

Platten- | Bezeichnung Dicke der Bemessungswert der Warmeleit-
typ EPS-Hart- fahigkeit im Einbauzustand

schaumplatten | im Erdreich bei  |im Sockelbereich
Bodenfeuchte aullerhalb des

und nichts- Erdreichs
tauendem
Sickerwasser" A
A
(mm) (W/(m-K)) (W/(m-K))

PhilippinePH-EPS-PM3
1 80-300 0,039 0,035
PhilippinePH-EPS-PM6

Als Dicke der EPS-Hartschaumplatten gilt die Nenndicke.
Brandverhalten

Die EPS-Hartschaumplatten erfiillen im eingebauten Zustand (nach dem Verfiillen der Bau-
grube) die Anforderungen an schwerentflammbare Baustoffe (Baustoffklasse DIN 4102-B1).

DIN 18195-4:2011-12 Bauwerksabdichtungen - Teil 4: Abdichtungen gegen Bodenfeuchte (Kapillar-
wasser, Haftwasser) und nichtstauendes Sickerwasser an Bodenplatten und
Wanden, Bemessung und Ausfiihrung

DIN 4108-2:2013-02 Warmeschutz und Energie-Einsparung in Gebauden - Teil 2: Mindestanforderungen
an den Warmeschutz
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4.2

4.3

Bestimmungen fiir die Ausfiihrung

Verlegung, Befestigung
Die EPS-Hartschaumplatten dirfen aul3erhalb der Bauwerksabdichtung verlegt werden.

Die EPS-Hartschaumplatten missen einlagig und dicht gestoflen im Verband verlegt werden
und im Wandbereich eben auf dem Untergrund aufliegen. KreuzstdRe sind zu vermeiden.
Die EPS-Hartschaumplatten sind gegen Verschieben oder Verrutschen zu sichern, z. B. sind
sie mit einem vom Antragsteller zu benennenden Kleber im Wandbereich mit dem Bauteil zu
verkleben.

Bei Anordnung der EPS-Hartschaumplatten unter einem Kellerfullboden ist zwischen der
Warmedammschicht und dem KellerfuRboden eine Trennschicht (z. B. eine PE-Folie) zu
verlegen.

Der Antragsteller hat entsprechende Verlegeanweisungen zur Verfligung zu stellen.

Verfiillen

Zum Verflllen der Baugrube ist Verfillboden (gleichmaRig gemischt-kérniges Sand-Kies-
gemisch) lagenweise einzubauen und so zu verdichten, dass die Warmedammung durch
Beschadigung der EPS-Hartschaumplatten nicht beeintrachtigt wird. Kann eine Beschadi-
gung hierbei nicht ausgeschlossen werden, so ist vor dem Verfillen eine Schutzschicht
anzuordnen.

Anschliisse

Im Sockelbereich und an der Gelandeoberflache sind die EPS-Hartschaumplatten vor
mechanischen Beschadigungen und UV-Strahlung zu schitzen. Durch geeignete Mal3-
nahmen ist sicherzustellen, dass die Dammschicht nicht von Wasser (z. B. auf der Gelande-
oberflache flieRendes oder von der Fassade abflieRendes Niederschlagswasser) hinter-
laufen werden kann. Die Regeln fiir die Abschliisse von Abdichtungen am Gebaudesockel
z. B. nach der Norm DIN 18195-9* sind zu beachten.

Der Anschlussbereich der Perimeterddmmung zum Wandbereich oberhalb der Erdober-
flache ist konstruktiv so auszubilden, dass keine unzuldssigen Warmebricken entstehen
kénnen.

Es ist darauf zu achten, dass Hohlrdume hinter den EPS-Hartschaumplatten (z. B. der Ober-
flachenprofilierung bzw. -pragung) nicht konvektiv mit der AuRRenluft in Verbindung stehen.

Frank Ifflander Beglaubigt
Referatsleiter

Z54674.14

DIN 18195-9:2010-05 Bauwerksabdichtungen - Teil 9: Durchdringungen, Ubergénge, An- und Abschliisse
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