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ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit
des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

Sofern in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Anforderungen an die besondere
Sachkunde und Erfahrung der mit der Herstellung von Bauprodukten und Bauarten
betrauten Personen nach den §17 Abs.5 Musterbauordnung entsprechenden
Landerregelungen gestellt werden, ist zu beachten, dass diese Sachkunde und Erfahrung
auch durch gleichwertige Nachweise anderer Mitgliedstaaten der Europaischen Union belegt
werden kann. Dies gilt ggf. auch fir im Rahmen des Abkommens (ber den Europaischen
Wirtschaftsraum (EWR) oder anderer bilateraler Abkommen vorgelegte gleichwertige
Nachweise.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die fir die Durchfihrung von
Bauvorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und
Bescheinigungen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter,
insbesondere privater Schutzrechte, erteilt.

Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter
gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", dem Verwender bzw. Anwender
des Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur
Verfugung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauaufsichtliche
Zulassung an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten
Behdrden Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfliigung zu stellen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollstandig vervielfaltigt werden. Eine
auszugsweise Verodffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fir
Bautechnik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dlrfen der allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung nicht widersprechen. Ubersetzungen der allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung missen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fir Bautechnik
nicht gepriifte Ubersetzung der deutschen Originalfassung" enthalten.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung kénnen nachtraglich ergénzt und geéandert
werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.
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BESONDERE BESTIMMUNGEN
Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

Zulassungsgegenstand sind ebene Faserzementtafeln "Cembonit" nach DIN EN 12467" fiir
hinterliftete AuRenwandbekleidungen einschlieflich ihrer Befestigungselemente auf Metall-
oder Holz-Unterkonstruktionen.

Die Faserzementtafeln werden aus einer Mischung von Zellstofffasern, Zement nach
DIN EN 197-1%, Zusatzstoffen und ggf. Farbpigmenten sowie Wasser hergestellt.

Sie werden gepresst, autoklaviert und auf der Sichtseite geschliffen. AnschlieRend wird die
Tafel beidseitig impragniert.

Die Faserzementtafeln werden bis zu einer GroRe von 1200 mm x 3050 mm und in den
Dicken von 8 mm und 12 mm hergestellt.

Die Faserzementtafeln diirfen fiir hinterliiftete AuRenwandbekleidungen nach DIN 18516-1°
als nichtbrennbarer Baustoff bzw. schwerentflammbarer Baustoff im Sinne der
Landesbauordnungen verwendet werden.

Die Tafeln dirfen auf3er ihrer Eigenlast, den Wind- und ggf. Eis- und Schneelasten keine
weiteren Lasten (z. B. aus Bauteilen fir Werbung oder aus Fensteranlagen) aufnehmen.

Die fur die Verwendung der Faserzementtafeln auf Holzunterkonstruktionen zulassige
Gebaudehdhe ergibt sich aus den jeweils geltenden Brandschutzvorschriften der Lander.

Bestimmungen fiir die Bauprodukte

Eigenschaften und Zusammensetzung
Faserzementtafeln
Materialzusammensetzung

Die zur Herstellung der Faserzementtafeln verwendeten Materialien und ihre Mischungen
missen mit den Angaben Ubereinstimmen, die beim Deutschen Institut fir Bautechnik und
bei der fremdiuberwachenden Stelle hinterlegt sind.

Anderungen diirfen nur mit Zustimmung des Deutschen Instituts fiir Bautechnik erfolgen.

Die Faserzementtafeln missen hinsichtlich ihrer Eigenschaften, Zusammensetzung und
sonstigen Anforderungen einer Faserzementtafel der Klasse 3, Kategorie A gemal
DIN EN 12467 entsprechen, soweit in diesem Zulassungsbescheid nichts anderes bestimmt
wird.

Form und Male

Die Tafeln missen eben und rechtwinklig sein. VorzugsmaRe der Tafeln sind in Tabelle 1
angegeben. Andere Mal3e fiur Lange und Breite sind zulassig.

Tabelle 1: Vorzugsmale der Tafeln [mm]

Lange Breite
2500 1200
3050 1250

Das Nennmalf} der Tafeldicke muss 8 mm oder 12 mm betragen.

DIN EN 12467:2012-12 Faserzement-Tafeln - Produktspezifikation und Prifverfahren; Deutsche Fassung
EN 12467:2012
DIN EN 197-1:2011-11 Zement - Teil 1: Zusammensetzung, Anforderungen und Konformitatskriterien von
Normalzement; Deutsche Fassung EN 197-1:2011
DIN 18516-1:2010-06 Aulenwandbekleidungen, hinterllftet - Teil 1: Anforderungen, Prifgrundsatze
1.31.4-8/11
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Fiir die zuldssigen Abweichungen der NennmaRe gilt Niveau | nach DIN EN 12467". Fir die
zulassige Abweichung der Geradheit der Kanten und die zuldssige Abweichung der
Rechtwinkligkeit gilt jeweils Niveau | nach DIN EN 12467".

2.1.1.4 Rohdichte (Trockenrohdichte)

Die Rohdichte der Faserzementtafeln muss mindestens 1,40 g/cm® und hoéchstens
1,65 g/cm? betragen.

2.1.1.5 Biegefestigkeiten

Die Faserzementtafeln "Cembonit" miissen bei der Priifung nach DIN EN 12467,
Abschnitt 7.3.2 mindestens folgende Biegefestigkeiten als 5 %-Quantil mit 75 %iger
Aussagewahrscheinlichkeit erreichen:

nach Trockenlagerung (nach Tabelle 10, Zeile 4, DIN EN 12467", Sichtseite oben):

fenjangs = 27,0 MPa Biegeachse in Plattenlangsrichtung

fefiquer = 17,0 MPa Biegeachse in Plattenquerrichtung

bzw.

nach Wasserlagerung (nach Tabelle 10, Zeile 2, DIN EN 12467", Sichtseite oben):
fenangs = 23,0 MPa Biegeachse in Plattenlangsrichtung

feti 1, quer = 13,5 MPa Biegeachse in Plattenquerrichtung

Bei Grundgesamtheiten mit unbekannter Streuung lautet die Annahmebedingung

;ZL"'kAYSXS

mit:
X Mittelwert der Stichprobe
L Untere Grenze fiir fctk'f|y|éngs bzw. fctk,fl,quer

kas Annahmefaktor nach Tabelle 2

S Streuung der Stichprobe

n Umfang der Stichprobe

Bei Grundgesamtheiten mit bekannter Streuung lautet die Annahmebedingung

;ZL"'kAYGxO—

mit:

X Mittelwert der Stichprobe

L Untere Grenze flr fey i 1angs DZW. ot .quer

kas Annahmefaktor nach Tabelle 2

o Streuung der Grundgesamtheit, aber mindestens 2,0 N/mm?

n Umfang der Stichprobe

Beim Nachweis mit bekannter Streuung darf die Standardabweichung der jeweils letzten
15 Ergebnisse si5 nicht signifikant von der angenommenen Standardabweichung o
abweichen. Dies wird unter folgender Voraussetzung als guiltig angesehen:

0,63x0<s15<1,37x0

Z9189.15 1.31.4-8/11
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Tabelle 2: Annahmefaktoren

n 3 4 5 6 7 8 9 10 15 20 25 35 50

kas | 3,15 | 268 | 246 | 233 | 225 | 218 | 213 | 210 | 1,99 | 1,93 | 1,90 | 1,85 | 1,81

kKac | 203 | 198 | 194 | 192 | 190 | 1,88 | 1,87 | 1,86 | 1,82 | 1,79 | 1,78 | 1,75 | 1,74

Rechenwerte bzw. Bemessungswerte

Der Rechenwert der Eigenlast, die Bemessungswerte der Tragwiderstande fiir Biegung, des
Elastizitatsmoduls sowie der Temperaturdehnzahl sind der Tabelle 3 zu enthehmen.

Tabelle 3: Rechenwerte bzw. Bemessungswerte der Faserzementtafel "Cembonit"

Eigenlasten Bemessungswert des Elastizitatsmodul| Temperatur-
Gy Tragwiderstands fur Biegung Ryin Emean dehnzahl
oT
8 mm ‘ 12 mm | Langsrichtung” | Querrichtung”
[KN/m2] [N/mm?] [N/mm?] [10°K™
016 | 023 120 | 7,5 12.000 10

" Die Ausnutzung des Bemessungswertes des Tragwiderstandes flr Biegung in Langsrichtung (Biegeachse
senkrecht zur Faserrichtung) ist nur zuldssig, wenn die Herstellrichtung der Tafeln entsprechend
Abschnitt 2.2.3 gekennzeichnet ist. Ansonsten darf nur der Bemessungswert des Tragwiderstandes in

Querrichtung (Biegeachse parallel zur Faserrichtung) angesetzt werden.

Brandverhalten

Die Faserzementtafeln missen bei Verwendung auf metallischen Unterkonstruktionen
gemald Abschn. 1 und unter Beachtung der Bestimmungen in Abschn. 4 die Anforderungen
an nichtbrennbare Baustoffe der Klasse A2 -s1, d0 nach DIN EN 13501-1%, Abschnitt 11
erfullen.

Befestigungselemente

Die Befestigung der Faserzementtafeln hat auf einer Metallunterkonstruktionen mit
Blindnieten nach Anlage 1, Blatt 1 bzw. auf einer Holzunterkonstruktion mit Holzschrauben
nach Anlage 1, Blatt 2 zu erfolgen.

Herstellung, Verpackung, Transport, Lagerung und Kennzeichnung
Herstellung
Die Bauprodukte nach den Abschnitten 2.1.1 und 2.1.2 sind werkseitig herzustellen.

Die Faserzementtafeln miissen die Anforderungen nach DIN EN 12467 erfilllen und die
CE-Kennzeichnung aufweisen.

Verpackung, Transport und Lagerung

Alle notwendigen Systemkomponenten des Bauproduktes nach dieser allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung sind vom Antragsteller zu liefern. Fir die Verpackung der
Faserzementtafeln gelten die Bestimmungen von DIN EN 12467".

Die Bauprodukte mussen nach den Angaben der Hersteller gelagert werden. Die
Faserzementtafeln sind vor Beschadigung zu schitzen. Beschadigte Tafeln dirfen nicht
eingebaut werden.

DIN EN 13501-1:2010-01 Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brandverhalten - Teil 1:
Klassifizierung mit den Ergebnissen aus den Prifungen zum Brandverhalten von
Bauprodukten; Deutsche Fassung EN 13501-1:2007+A1:2009

1.31.4-8/11
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Kennzeichnung

Jede Faserzementtafel nach Abschnitt 2.1.1 und deren Verpackung sowie die Verpackung
der Befestigungselemente miissen vom Hersteller dauerhaft mit dem Ubereinstimmungs-
zeichen (U-Zeichen) nach den Ubereinstimmungszeichen-Verordnungen der Léander
gekennzeichnet werden. Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen
nach Abschnitt 2.3 erfillt sind.

AuRerdem ist die oberste Faserzementtafel jeder Verpackungseinheit dauerhaft und deutlich
lesbar (z. B. mittels Aufkleber) zusatzlich mit mindestens folgenden Angaben zu versehen:

— der Kurzbezeichnung des Zulassungsgegenstandes

— dem Herstelldatum der Faserzementtafel

— der vollstandigen Angabe des Herstellwerkes

— Brandverhalten: gemaR Abschnitt 2.1.1.7 der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung

Darlber hinaus sind die Faserzementtafeln mit Lieferschein auszuliefern, der auch folgende
Angaben enthalten muss:

— Hersteller und Werk

— Anzahl und Abmessungen der Tafeln

— Tag der Lieferung

— Empfanger

— Bezeichnung des Zulassungsgegenstandes einschlieBlich der Nennlange
— Zulassungs-Nr. Z-31.4-187

Der Lieferschein der Befestigungselemente nach Anlage 1, Blatt 1 und Blatt 2 muss darliber
hinaus folgende Angaben enthalten:

— Bezeichnung des Befestigungselements
— Herstellwerk (Werkkennzeichen)

Die Verpackung der Befestigungselemente nach Anlage 1, Blatt 1 und Blatt 2 muss dartber
hinaus folgende Angaben enthalten:

— Bezeichnung des Befestigungselements
Herstellwerk (Werkkennzeichen)
Geometrie

Werkstoff der Befestigungselemente

Die Befestigungselemente nach Anlage 1 sind zusatzlich mit einem Kopfzeichen
(Herstellerkennzeichen) zu versehen.

Wird die Ausrichtung (Langs-/Querrichtung) gekennzeichnet (siehe hierzu Abschnitt 3.2), ist
jede Faserzementtafel zu kennzeichnen (z.B. durch Farbauftrag, jedoch nicht mittels
Aufkleber).

Ubereinstimmungsnachweis
Allgemeines

Die Bestatigung der Ubereinstimmung der Faserzementtafeln nach Abschnitt 2.1.1 und der
Befestigungselemente nach Abschnitt 2.1.2 mit den Bestimmungen dieser allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung muss fir jedes Herstellwerk mit einem Ubereinstimmungs-
zertifikat auf der Grundlage einer werkseigenen Produktionskontrolle (einschlieBlich einer
Erstprifung durch den Hersteller), einer Erstinspektion des Werkes und der werkseigenen
Produktionskontrolle und einer regelmafigen Fremdiberwachung nach Mallgabe der
folgenden Bestimmungen erfolgen.

1.31.4-8/11
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Fur die Erteilung des Ubereinstimmungszertifikats und die Fremdiberwachung hat der
Hersteller der Bauprodukte eine hierfur anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierfar
anerkannte Uberwachungsstelle einzuschalten.

Die Erklarung, dass ein Ubereinstimmungsz_gartifikat erteilt ist, hat der Hersteller durch
Kennzeichnung der Bauprodukte mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) unter
Hinweis auf den Verwendungszweck abzugeben.

Dem Deutschen Institut far Bautechnik ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des von ihr
erteilten Ubereinstimmungszertifikats und zusatzlich eine Kopie des Erstprifberichts zur
Kenntnis zu geben.

Fur Umfang, Art, und Haufigkeit der werkseigenen Produktionskontrolle und der Fremdiiber-
wachung der Befestigungselemente nach Abschnitt 2.1.2 sind die "Grundsatze fir den
Ubereinstimmungsnachweis fiir Verbindungselemente im Metallleichtbau"® sinngemaR
mafigebend.

Ferner ist in der werkseigenen Produktionskontrolle der Befestigungselemente
nachzuweisen, dass die Werkstoffe und die Abmessungen mit den beim Deutschen Institut
fur Bautechnik hinterlegten Werten bzw. Abmessungen mit den Angaben dieser Zulassung
Ubereinstimmen.

Werkseigene Produktionskontrolle

In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und
durchzufihren. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller
vorzunehmende, kontinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser
sicherstellt, dass die von ihm hergestellten Bauprodukte den Bestimmungen dieser
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen.

Die werkseigene Produktionskontrolle fir die Faserzementtafeln soll mindestens die in
DIN EN 12467" aufgefiihrten MaRnahmen einschlieRen.

Fur die im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle hinsichtlich des Brandverhaltens
durchzufiihrenden Prifungen gelten die beim Deutschen Institut flir Bautechnik hinterlegten
Regelungen des Uberwachungsplanes, die Bestandteil dieser allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung sind.

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und
auszuwerten. Die Aufzeichnungen missen mindestens folgende Angaben enthalten:

— Bezeichnung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials und der Bestandteile

— Art der Kontrolle oder Prifung

— Datum der Herstellung und der Prifung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials
oder der Bestandteile

— Ergebnis der Kontrollen und Prifungen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den
Anforderungen

— Unterschrift des fiir die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen

Die Aufzeichnungen sind mindestens flinf Jahre aufzubewahren und der fur die Fremduber-
wachung eingeschalteten Uberwachungsstelle vorzulegen. Sie sind dem Deutschen Institut
fur Bautechnik und der zustandigen obersten Bauaufsichtsbehdrde auf Verlangen
vorzulegen.

"Grundsatze fiir den Ubereinstimmungsnachweis fiir Verbindungselemente im Metallleichtbau (Fassung
August 1999 )"
In: "Mitteilungen" Deutsches Institut flr Bautechnik 30 (1999), Nr. 6, S. 195-201.

1.31.4-8/11
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Bei ungenigendem Prifergebnis sind vom Hersteller unverziiglich die erforderlichen
MaRnahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Bauprodukte, die den Anforderungen
nicht entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit Ubereinstimmenden
ausgeschlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch méglich und
zum Nachweis der Mangelbeseitigung erforderlich - die betreffende Prifung unverziglich zu
wiederholen.

Fremdiiberwachung

In jedem Herstellwerk ist die werkseigene Produktionskontrolle durch eine
Fremduberwachung regelmafig zu tGberprifen, mindestens jedoch zweimal jahrlich.

Fir die im Rahmen der Fremdiberwachung durchzufihrenden Kontrollen und
Auswertungen gelten die beim Deutschen Institut flir Bautechnik hinterlegten Regelungen
des Uberwachungsplanes, die Bestandteil dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung
sind.

Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremdiberwachung sind mindestens finf Jahre
aufzubewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Uberwachungsstelle dem
Deutschen Institut fiir Bautechnik und der zustandigen obersten Bauaufsichtsbehorde auf
Verlangen vorzulegen.

Bestimmungen fiir die Bemessung

Allgemeines
Fiir die Bemessung gilt DIN 18516-1°%, soweit im Folgenden nichts anderes bestimmt ist.

Die Verbindungen Befestigung - Unterkonstruktion und die Unterkonstruktion selbst sind
nach DIN EN 1995-1-1° bzw. DIN EN 1999-1-17 nachzuweisen.

Bei der Verwendung von Tafel - Traglattung aus Holz muss dieses mindestens aus
europaischem Nadelholz der Festigkeitsklasse C24 nach DIN EN 14081-1® oder der
Sortierklasse S10 nach DIN 4074-1° bestehen.

Die Beanspruchung der Faserzementtafeln und der Befestigungselemente ist erforderlichen-
falls unter Berlcksichtigung des Verhaltnisses der Steifigkeit der Bekleidung zur Steifigkeit
der Unterkonstruktion zu errechnen.

DIN EN 1995-1-1:2010-12 Eurocode 5: Bemessung und Konstruktion von Holzbauten - Teil 1-1:
Allgemeines - Allgemeine Regeln und Regeln fir den Hochbau; Deutsche Fassung
EN 1995-1-1:2004 + AC:2006 + A1:2008

DIN EN 1995-1-1/NA:2010-12 Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter — Eurocode 5: Bemessung und
Konstruktion von Holzbauten - Teil 1-1: Allgemeines - Allgemeine Regeln und
Regeln fir den Hochbau

DIN EN 1995-1-1/NA:2013-08 Konstruktion von Holzbauten - Teil 1-1: Allgemeines - Allgemeine Regeln und
Regeln fur den Hochbau

DIN 1052-10:2012-05 Herstellung und Ausfihrung von Holzbauwerken - Teil 10: Erganzende
Bestimmungen

DIN EN 1999-1-1:2010-05 Eurocode 9: Bemessung und Konstruktion von Aluminiumtragwerken - Teil 1-1:
Allgemeine Bemessungsregeln; Deutsche Fassung EN 1999-1-1:2007 + A1:2009

DIN EN 1999-1-1/NA:2013-05 Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter - Eurocode 9: Bemessung und
Konstruktion von Aluminiumtragwerken - Teil 1-1: Aligemeine Bemessungsregeln

DIN EN 14081-1:2011-05 Holzbauwerke - Nach Festigkeit sortiertes Bauholz fur tragende Zwecke mit recht-
eckigem Querschnitt — Teil 1: Allgemeine Anforderungen; Deutsche Fassung
EN 14081-1:2005+A1:2011

DIN 4074-1:2003-06 Sortierung von Holz nach der Tragfahigkeit — Teil 1: Nadelschnittholz

siehe z.B. Zuber, E.: Einfluss nachgiebiger Fassadenunterkonstruktionen auf Bekleidung und Befestigung.

In: "Mitteilungen" Deutsches Institut fur Bautechnik 10 (1979), Nr. 2, S. 45-50.
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Die Standsicherheit ist nachzuweisen'.

Die Bemessungswerte der Einwirkungen werden auf Basis von DIN EN 1990" in
Verbindung mit DIN EN 1990/NA"™ unter Beriicksichtigung aller auftretenden Lasten
errechnet. Die Lastkombinationen sind entsprechend DIN EN 1990 zu bilden. Fur die
Belastung sind die Angaben aus DINEN 1991-1-3" in  Verbindung  mit
DIN EN 1991-1-3/NA™ und DIN EN 1991-1-4"® in Verbindung mit DIN EN 1991-1-4/NA"
zugrunde zu legen.

Faserzementtafeln, Rechenwerte und Bemessungswerte

Fir die Faserzementtafeln sind die Rechenwerte der Eigenlast und der Bemessungswert
des Tragwiderstandes fir Biegung sowie die Werte des Elastizitdtsmoduls und der
Temperaturdehnzahl Abschnitt 2.1.1.6, Tabelle 3, zu entnehmen.

Tafelbefestigung

Jede Tafel ist mit mindestens vier gleichen Befestigungselementen zu befestigen. Bei
kleinen Pass-, Differenz- und Einfigesticken ist die Anzahl und Anordnung der
Befestigungselemente konstruktiv zu wahlen. Die Bemessungswerte der Tragwiderstande
fur die Befestigungsmittel sind Tabelle 4 zu entnehmen.

Die Tafeln missen an den Befestigungspunkten entsprechend dem gewahlten
Befestigungselement mit dem entsprechenden Bohrlochdurchmesser (d_gz) nach Tabelle 4
vorgebohrt werden. Die Mindestbohrlochachsabstande zum Rand (a,) und die Mindest-
flanschdicke bei Unterkonstruktionen aus Metall (t.,i,) sind der Tabelle 4 zu entnehmen.

Bei der Anordnung der Befestigungspunkte, z. B. der Wahl etwaiger Festpunkte, ist das
Warme- bzw. Feuchtedehnverhalten der Faserzementtafeln zu bertcksichtigen.

Fur die Blindnieten nach Anlage 1, Blatt1, muss der Bohrlochdurchmesser in der
Faserzementtafel d_gz=9,0 mm, und fir die Metall-Unterkonstruktion d_ux=4,1 mm
betragen. Die Mindestbohrlochachsabstande zum Rand (a.,;,) und die Mindestflanschdicke
bei Unterkonstruktionen aus Alu (t.,) sind der Tabelle 4 zu entnehmen.

Hinsichtlich der Anordnung der Schrauben in der Holz-Traglattung sind die Mindestrand-
abstande nach DIN EN 1995-1-1° einzuhalten, unter Beachtung der Tabelle 4; dabei ist der
grolRere Wert maligebend.

Fur die Fassadenschrauben nach Anlage 1, Blatt 2, muss der Bohrlochdurchmesser in der
Faserzementtafel d gz =7 mm betragen. Die Unterkonstruktion darf nicht vorgebohrt
werden. Die Mindestbohrlochachsabstdnde zum Rand (am,) sind der Tabelle4 zu
entnehmen.

Bei einer statischen Berechnung mittels FE-Programmen sind die Fassadentafeln mit ihren tatsachlichen

Abmessungen als Plattenelement zu idealisieren. Das gewahlte System muss in der Lage sein, den Spannungs-

und Verformungszustand sowie die Auflagerkrafte der Fassadentafeln hinreichend genau abzubilden. Die fur den

Nachweis mafigebende Biegespannung wird im Auflagerbereich im Abstand 120 mm von der Befestigungsachse

ermittelt. Fir die Netzeinteilung sind im Bereich des Befestigungspunktes Elementgréen von mindestens 0,75-h

und maximal 2,5-h (h = Tafeldicke) zu wahlen.

DIN EN 1990:2010-12 Eurocode: Grundlagen der  Tragwerksplanung; Deutsche Fassung
EN 1990:2002+A1:2005+A1:2005/AC:2010

DIN EN 1990/NA:2010-12 Nationaler Anhang — National festgelegte Parameter - Eurocode: Grundlagen der
Tragwerksplanung

DIN EN 1990/NA/A1:2012-08 Nationaler Anhang — National festgelegte Parameter - Eurocode: Grundlagen der
Tragwerksplanung; Anderung A1

DIN EN 1991-1-3:2010-12 Eurocode 1: Einwirkungen auf Tragwerke — Teil 1-3: Allgemeine Einwirkungen,
Schneelasten; Deutsche Fassung EN 1991-1-3:2003 + AC:2009

DIN EN 1991-1-3/NA:2010-12 Nationaler Anhang — National festgelegte Parameter — Eurocode 1: Einwirkungen
auf Tragwerke — Teil 1-3: Aligemeine Einwirkungen — Schneelasten

DIN EN 1991-1-4:2010-12 Eurocode 1: Einwirkungen auf Tragwerke — Teil 1-4: Allgemeine Einwirkungen auf
Tragwerke — Windlasten

DIN EN 1991-1-4/NA:2010-12 Nationaler Anhang — National festgelegte Parameter - Eurocode 1: Einwirkungen
auf Tragwerke — Teil 1-4: Allgemeine Einwirkungen auf Tragwerke — Windlasten
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Tabelle 4: Bemessungswerte der Tragwiderstande flr die Befestigungsmittel
Befestigungsmittel Abscheren AuszugFz4 [kN]
Faq [kN] mittig am Rand an der Ecke
Blindniet gemaR Anlage 1, | am, =30 mm Amin = 30 MM | amyi, =30 mm/
Blatt 1 70 mm
tmin = 1,8 mm
dL,FZ,G =9 mm 1,0 0,52 0,40 0,26
dL,UK = 4,1 mm
Fassadenschraube gemal | a., =30 mm Amin = 30 mm | apin =30 mm /
Anlage 1, Blatt 2 70 mm
d|_y|:z =7 mm
0,72 0,59 0,37 0,30
amin kleinster vorgesehener Randabstand der Faserzementtafeln
tmin : Mindestflanschdicke der Unterkonstruktion aus Aluminium
dirz Bohrlochdurchmesser in der Faserzementtafel
dirze : Bohrlochdurchmesser in der Faserzementtafel am Gleitpunkt
diuk Bohrlochdurchmesser in der Aluminium-Unterkonstruktion

Bestimmungen fiir die Ausfiihrung

Es gilt DIN 18516-1°. Fir die Beurteilung des klimabedingten Feuchteschutzes ist
DIN 4108-3"® maRgebend.

Auf Fachregeln, die z. B. vom Zentralverband des Deutschen Dachdeckerhandwerks
herausgegeben werden und die ebenfalls zu beachten sind, wird hingewiesen.

Die Faserzementtafeln dirfen auf metallischen und Holz-Unterkonstruktionen verwendet
werden.

Als Dammschicht dirfen nur nichtbrennbare Mineralfaserplatten nach DIN EN 13162"
(Baustoffklasse DIN 4102-A oder Klassen A1 und A2-s1,d0 nach DIN EN 13501-1%
Rohdichte = 50 kg/m?) verwendet werden.

Die Tiefe des Hinterliiftungsspaltes muss zu flachigen Bauprodukten der Baustoffklasse
DIN 4102-A oder der Klassen A1 und A2-s1,d0 nach DIN EN 13501-1 mindestens 20 mm
betragen. Der Abstand darf z. B. durch die Unterkonstruktion oder durch Wandunebenheiten
ortlich auf bis zu 5 mm reduziert werden.

Alle offenen Fugen zwischen den Faserzementtafeln "Cembonit" dirfen den Wert von
10 mm nicht Uberschreiten.

Die Unterkonstruktion ist nach DIN 18516-1° zwangungsfrei auszufihren.
Die Montagehinweise des Herstellers sind zu beachten.

Dr.-Ing. Wilhelm Hintzen
Referatsleiter

DIN 4108-3:2001-07

DIN 4108-3 Ber. 1:2002-04
DIN EN 13162:2009-02

Z9189.15

Beglaubigt

Warmeschutz und Energie-Einsparung in Gebauden — Teil 3: Klimabedingter
Feuchteschutz; Anforderungen, Berechnungsverfahren und Hinweise fiir Planung
und Ausfiihrung

Berichtigungen zu DIN 4108-3:2001-07

Warmedammstoffe fir Gebaude - WerkmaRig hergestellte Produkte aus
Mineralwolle (MW) - Spezifikation; Deutsche Fassung EN 13162:2008

Die Festlegungen der Bauregelliste B, Teil 1, Ifd. Nr. 1.5.1 sind zu beachten.
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LT

~55

®2,0

Farbige Beschichtung des Nietkopfes

Fassadenniete 4x20 mm, Kopf 14 mm fiir Plattendicke 8 mm
Fassadenniete 4x26 mm, Kopf 14 mm fiir Plattendicke 12 mm

Werkstoffe:
Hulse:
Nietdorn:

AlMg5 (Werkstoff-Nr. EN AW5019)
nichtrostender Stahl (Werkstoff-Nr. 1.4541)

Mafle in mm
Faserzement-Tafel "Cembonit" nach DIN EN 12467 zur Bekleidung von
AuRenbekleidungen
. - - : Anlage 1
Blindniet 4 x L mm K14 und Feststoffhilse als Aluminium zur Befestigung der Tafel auf
einer Aluminiumunterkonstruktion Blatt 1 von 2
79283.15 1.31.4-8/11
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@40

@12
TORX 20
LO
I
LL‘\EA ~
|
‘ N
|
_

MBE Montageschraube 5,5x35 mm
Werkstoff X5 CrNiMo 17-12-2
Werkstoff-Nr. A4 (1.4401)

nach DIN EN 10088-3

03,5

+0,

25

Schraubenkopf wahlweise farbig beschichtet

Plattendicke L
8 mm 35 mm
12 mm 45 mm

Mafle in mm
Faserzement-Tafel "Cembonit" nach DIN EN 12467 zur Bekleidung von
Auflenbekleidungen
. . Anlage 1
MBE-Montageschraube 5,5 x L mm K12 aus nichtrostendem Stahl zur Befestigung der
Tafel auf einer Holz-Unterkonstruktion Blatt 2 von 2

29282.15
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