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ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit
des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

Sofern in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Anforderungen an die besondere
Sachkunde und Erfahrung der mit der Herstellung von Bauprodukten und Bauarten
betrauten Personen nach den § 17 Abs.5 Musterbauordnung entsprechenden Lander-
regelungen gestellt werden, ist zu beachten, dass diese Sachkunde und Erfahrung auch
durch gleichwertige Nachweise anderer Mitgliedstaaten der Europaischen Union belegt
werden kann. Dies gilt ggf. auch fir im Rahmen des Abkommens (ber den Europaischen
Wirtschaftsraum (EWR) oder anderer bilateraler Abkommen vorgelegte gleichwertige Nach-
weise.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die fir die Durchfiihrung von Bau-
vorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheini-
gungen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbeson-
dere privater Schutzrechte, erteilt.

Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter
gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", dem Verwender bzw. Anwender
des Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur
Verfugung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauaufsichtliche
Zulassung an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten
Behdrden Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfliigung zu stellen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollstandig vervielfaltigt werden. Eine
auszugsweise Veroffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fiir Bau-
technik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften diirfen der allgemeinen bauaufsicht-
lichen Zulassung nicht widersprechen. Ubersetzungen der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung miissen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fir Bautechnik nicht geprifte Uber-
setzung der deutschen Originalfassung" enthalten.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung kénnen nachtraglich ergénzt und geéandert
werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.
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BESONDERE BESTIMMUNGEN
Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

Zulassungsgegenstand

Die Warmedamm-Verbundsysteme (WDVS) "Pamatherm EPS Vollwarmeschutzsystem" und
"Pamatherm Passivhaus" bestehen aus am Untergrund angeklebten Dammplatten aus
expandiertem Polystyrol (EPS), einem mit Textilglas-Gittergewebe bewehrten Unterputz und
einer Schlussbeschichtung.

Der Untergrund ist ggf. mit einer Grundierung zu verfestigen. Die Dammplatten dirfen
zusatzlich mit geeigneten mechanischen Befestigungsmitteln fixiert werden. Zwischen Unter-
putz und Schlussbeschichtung darf ein Haftvermittler verwendet werden.

Die Befestigung von Fensterelementen ist nicht Gegenstand dieser allgemeinen bauaufsicht-
lichen Zulassung.

Anwendungsbereich

Die WDVS diirfen angewendet werden auf Mauerwerk und Beton mit oder ohne Putz.

Die fur die Verwendung zuldssige Gebaudehdhe ergibt sich aus dem Standsicherheitsnach-
weis, sofern sich aus den jeweils geltenden Brandschutzvorschriften der Lander nicht gerin-
gere Gebaudehohen ergeben.

Die Oberflache der Wand muss eben, trocken, fett- und staubfrei sein und mindestens eine
Abreilfestigkeit von 0,08 N/mm? aufweisen.

Die WDVS diirfen unter bestimmten Bedingungen zur Uberbriickung von Dehnungsfugen in
den AuBenwandflachen (z. B. der Fugen in den AuRenwandflachen von Plattenbauten bei
der Verwendung von Dreischichtplatten) verwendet werden; Dehnungsfugen zwischen
Gebéaudeteilen mussen mit Dehnungsprofilen im WDVS bertcksichtigt werden.

Bestimmungen fiir die Bauprodukte und die Bauart

Allgemeines

Die WDVS (die Bauart) und ihre Komponenten (die Bauprodukte) miissen den Besonderen
Bestimmungen und den Anlagen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung sowie den
beim Deutschen Institut fur Bautechnik hinterlegten Angaben entsprechen.

Eigenschaften und Zusammensetzung

Klebemortel

Der Klebemortel "pamatherm K+A Mortel" muss ein Werktrockenmortel sein.

Der Klebemartel "pamatherm Armierungsspachtel ZF mit verbesserter Rezeptur" muss eine
zementfreie, pastose und faserarmierte Polymerdispersion sein.

Die Zusammensetzung der Klebemortel muss mit den beim Deutschen Institut fir Bau-
technik hinterlegten Rezepturen Ubereinstimmen.

Grundierung
Die Grundierung "pamatherm Isoliergrund” muss eine Styrol-Acrylat-Dispersion sein.

Die Zusammensetzung der Grundierung muss mit der beim Deutschen Institut fir Bau-
technik hinterlegten Rezeptur tGbereinstimmen.
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Warmedammstoff

Die Dammplatten aus expandiertem Polystyrol (EPS) in einer Dicke bis 400 mm mussen
mindestens normalentflammbar sein und

e im Rahmen einer allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung mit einer Nr. Z-33.4-... oder
Z-33.40-... fur die Anwendung in WDVS geregelt sein

oder

e den Anforderungen nach Norm DIN EN 13163 mit folgenden Eigenschaften geman
Bezeichnungsschliissel nach Norm: T2 — L2 — W2 — S2 — P4 — DS(70,-)2 — DS(N)2
entsprechen sowie eine Querzugfestigkeit nach DIN EN 1607 von mindestens 100 kPa’
und einen Schermodul G nach DIN EN 12090 von mindestens 1,0 MPa und hochstens
3,8 MPa aufweisen.

Bewehrung

Die Bewehrung "pamatherm VWS-Gewebe" muss aus beschichtetem Textilglas-Gitter-
gewebe bestehen. Das Gewebe muss die Eigenschaften nach Tabelle 1 erflllen. Die Reil3-
festigkeit des Gewebes nach kunstlicher Alterung darf die Werte nach Tabelle 2 nicht unter-
schreiten.

Tabelle 1:
Eigenschaften "pamatherm VWS-Gewebe"
Flachengewicht 160 g/m?
Maschenweite 4 mm x4 mm

Reil¥festigkeit im Anlieferungszustand
gepriift nach DIN 53857-1 = 1,80 kN/5 cm

Tabelle 2:
Lagerzeit und Temperatur Lagermedium restliche ReiRfestigkeit
28 Tage bei 23 °C 5 % Natronlauge > 0,90 kN/5 cm

alkalische L6ésung

6 Stunden bei 80 °C > 0,90 kN/5 cm

pH-Wert 12,5

Unterputze

Die Unterputze "pamatherm K+A Mortel" und "pamatherm Armierungsspachtel ZF mit
verbesserter Rezeptur" missen mit den gleichnamigen Klebemérteln nach Abschnitt 2.2.1
dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung identisch sein.

Die Eigenschaften der Unterputze sind Anlage 3 zu entnehmen.

Die Zusammensetzung der Unterputze muss mit den beim Deutschen Institut fiir Bautechnik
hinterlegten Rezepturen Ubereinstimmen.

Haftvermittler

Der Haftvermittler zwischen Unter- und Oberputz "pamatherm Universalgrund" muss eine
pigmentierte Polymer-Dispersion sein.

Die Zusammensetzung des Haftvermittlers muss mit der beim Deutschen Institut fiir Bau-
technik hinterlegten Rezeptur Ubereinstimmen.

Jeder Einzelwert eines Prifergebnisses muss den hier vorgegebenen Wert einhalten.

HINWEIS: Die Festigkeitsangaben im CE-Kennzeichen europaischer Dammstoffnormen sind nicht als Nachweis fiir
die hier geforderten Einzelwerte ausreichend, da die Norm nur Mittelwerte angibt.

(siehe hierzu auch Teil | der Liste der Technischen Baubestimmungen zur Norm DIN 4108-10, Anlage 4.1/5)
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Schlussbeschichtungen

Die zuldssigen Schlussbeschichtungen (Oberputze) sind in den Anlagen 2.1 bzw. 2.2 und 3
zusammengestellt.

Die Zusammensetzung der Schlussbeschichtungen muss mit den beim Deutschen Institut
fur Bautechnik hinterlegten Rezepturen und weiteren Angaben Ubereinstimmen.

Zubehorteile

Zubehorteile wie z. B. Sockel-, Kanten- und Fugenprofile missen mindestens aus normal-
entflammbaren Baustoffen bestehen. Die maximale Lange darf 3 m nicht Uberschreiten. Die
eingesetzten Zubehdrteile missen mit dem verwendeten Putzsystem materialvertraglich
sein.

WDVS

Die WDVS missen aus den Komponenten nach Abschnitt 2.2.1 bis 2.2.8 bestehen sowie im
Aufbau den Angaben in der Anlage 1 und 2.1 bzw. 2.2 entsprechen; der Einsatz einer
Grundierung nach Abschnitt 2.2.2 richtet sich nach den Angaben in Abschnitt 4.4, der
Einsatz eines Haftvermittlers nach Abschnitt 2.2.6 nach den Angaben in Anlage 3.

Das WDVS nach Anlage 2.1 mit Dammstoffdicken bis 300 mm und mit einer Dammstoff-
rohdichte von maximal 25 kg/m?® und das WDVS nach Anlage 2.2 mit Dammstoffdicken bis
360 mm und mit einer Dammstoffrohdichte von maximal 20 kg/m?® muss die Anforderungen
an die Baustoffklasse B1 nach DIN 4102-1:1998-05", Abschnitt 6.1 und mit Déammstoffdicken
uber 300 mm bzw. Uber 360 mm an die Baustoffklasse B2 nach DIN 4102-1:1998-05,
Abschnitt 6.2 erflllen (s. Abschnitt 3.4).

Herstellung, Verpackung, Transport, Lagerung und Kennzeichnung

Herstellung

Die Komponenten nach Abschnitt 2.2.1 bis 2.2.8 sind werksseitig herzustellen.

Verpackung, Transport und Lagerung

Alle fur das WDVS eines Bauvorhabens erforderlichen Komponenten nach Abschnitt 2.2.1
bis 2.2.8 sind vom Antragsteller dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zu liefern
bzw. liefern zu lassen. Die Komponenten missen nach den Angaben des Antragstellers
gelagert werden. Die Dammplatten sind vor Beschadigung zu schitzen.

Kennzeichnung

Die Verpackung der Komponenten nach Abschnitt 2.2.1 bis 2.2.7, mit Ausnahme der im
Abschnitt 2.2.3 beschriebenen Warmedammstoffe nach allgemeiner bauaufsichtlicher Zulas-
sung, muss vom Antragsteller mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) nach den
Ubereinstimmungszeichen-Verordnungen der Lander gekennzeichnet werden. Die Kenn-
zeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 2.4 erflllt sind.

Auf der Verpackung der Komponenten sind aulerdem anzugeben:

- Handelsname der Komponente

- "Brandverhalten siehe allgemeine bauaufsichtliche Zulassung"

- Verwendbarkeitszeitraum (nur Komponenten nach Abschnitt 2.2.1, 2.2.2, 2.2.5 bis 2.2.7)
- Rohdichte der Ddmmplatten?

- Schermodul der Ddmmplatten? (nur wenn Schermodul < 2,0 MPa ist)

- Lagerungsbedingungen

Die Kennzeichnung nach der geltenden Fassung der Gefahrstoffverordnung bzw. der
CLP-Verordnung (EG) 1272/2008 ist zu beachten.

DIN 4102-1:1998-05 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen — Teil 1: Baustoffe; Begriffe, Anforde-
rungen und Prufungen

Sofern kein Warmedammestoff nach einer allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung mit einer Nr. Z-33.4-... oder

Z-33.40-.. zur Anwendung kommt, in der die zu kennzeichnenden bzw. zu Uberwachenden Werte bereits ange-

geben sind.
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Ubereinstimmungsnachweis
Allgemeines

Ist der Antragsteller nicht auch Hersteller der verwendeten Komponenten, so muss er
vertraglich sicherstellen, dass die fur die WDVS verwendeten Komponenten einer zulas-
sungsgerechten werkseigenen Produktionskontrolle sowie einer zulassungsgerechten
Fremdlberwachung unterliegen. Besteht eine derartige vertragliche Vereinbarung mit einem
Hersteller von EPS-Platten?, so hat der Antragsteller das Deutsche Institut fiir Bautechnik
daruber in Kenntnis zu setzen.

Ubereinstimmungsnachweis durch Ubereinstimmungszertifikat

Die Bestatigung der Ubereinstimmung der Klebemértel, der Unterputze und der Damm-
platten? mit den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss fiir
jedes Herstellwerk mit einem Ubereinstimmungszertifikat auf der Grundlage einer werks-
eigenen Produktionskontrolle und einer regelmafligen Fremdiberwachung einschliellich
einer Erstpriifung der Komponenten nach Maligabe der folgenden Bestimmungen erfolgen.

Fir die Erteilung des Ubereinstimmungszertifikates und die Fremdiiberwachung einschlieR3-
lich der dabei durchzufiihrenden Produktpriifung haben die Hersteller der Klebemértel, der
Unterputze und der Dammplatten? eine hierfiir anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine
hierfiir anerkannte Uberwachungsstelle einzuschalten.

Die Erklarung, dass ein Ubereinstimmupgszertifikat erteilt ist, hat der Hersteller durch Kenn-
zeichnung der Komponenten mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) unter Hinweis
auf den Verwendungszweck abzugeben.

Dem Deutschen Institut flr Bautechnik ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des von ihr
erteilten Ubereinstimmungszertifikates zur Kenntnis zu geben.

Ubereinstimmungsnachweis durch Herstellererklarung mit Erstpriifung

Die Bestatigung der Ubereinstimmung der Grundierung, der Bewehrung, des Haftvermittlers
und der Schlussbeschichtungen mit den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsicht-
lichen Zulassung muss fir jedes Herstellwerk mit einer Ubereinstimmungserklarung des
Herstellers auf der Grundlage einer werkseigenen Produktionskontrolle und einer Erst-
prifung der Komponente durch eine hierflir anerkannte Prifstelle erfolgen.

Die Uberqinstimmungserklérung hat der Hersteller durch Kennzeichnung der Komponenten
mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) unter Hinweis auf den Verwendungszweck
abzugeben.

Werkseigene Produktionskontrolle

In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durchzu-
fuhren. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzunehmende
kontinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicherstellt, dass die
von ihm hergestellten Komponenten den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsicht-
lichen Zulassung entsprechen.

Die werkseigene Produktionskontrolle muss mindestens die Prifungen nach Abschnitt 2.2
und Anlage 4 einschlief3en.

Fur den Nachweis der geforderten Eigenschaften ist bei Dammstoffen, die fir die Verwen-
dung in WDVS zugelassen sind, die Vorlage des Ubereinstimmungszertifikates ausreichend.
Bei allen anderen Dammstoffen sind die Prifungen durchzufihren oder die Unterlagen bei
den Dammstoffherstellern anzufordern und im Uberwachungsbericht zu dokumentieren.
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Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und auszu-
werten. Die Aufzeichnungen miissen mindestens folgende Angaben enthalten:

- Handelsname der Komponente bzw. des Ausgangsmaterials und der Bestandteile
- Art der Kontrolle oder Priifung

- Datum der Herstellung und der Prifung der Komponente bzw. des Ausgangsmaterials
oder der Bestandteile

- Ergebnis der Kontrollen und Prufungen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den Anfor-
derungen

- Unterschrift des fiir die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen

Die Aufzeichnungen sind mindestens flnf Jahre aufzubewahren und der fir die Fremduber-
wachung eingeschalteten Uberwachungsstelle vorzulegen. Sie sind dem Deutschen Institut
fur Bautechnik und der zusténdigen obersten Bauaufsichtsbehdérde auf Verlangen vorzu-
legen.

Bei ungenigendem Prifergebnis sind vom Hersteller unverziglich die erforderlichen Maf3-
nahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Komponenten, die den Anforderungen nicht
entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit tUbereinstimmenden ausge-
schlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch moglich und zum
Nachweis der Mangelbeseitigung erforderlich - die betreffende Prifung unverziglich zu
wiederholen.

Priifung der Komponenten im Rahmen des Ubereinstimmungsnachweises
FremdUberwachung

Fir die Klebemértel, die Unterputze und die Dammplatten?® ist in jedem Herstellwerk die
werkseigene Produktionskontrolle durch eine Fremdiiberwachung regelmaRig zu tberprifen,
mindestens jedoch zweimal jahrlich.

Im Rahmen der Fremdiberwachung ist eine Erstprifung der Kompgnenten durchzufihren.
Die Probenahme und Prufungen obliegen jeweils der anerkannten Uberwachungsstelle. Es
sind mindestens die Prifungen nach Anlage 4 durchzufihren.

Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremdiiberwachung sind mindestens fiinf Jahre aufzu-
bewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Uberwachungsstelle dem
Deutschen Institut fir Bautechnik und der zustédndigen obersten Bauaufsichtsbehdrde auf
Verlangen vorzulegen.

Erstprifung der Komponenten durch eine anerkannte Priifstelle

Im Rahmen der Erstprifung der Grundierung, der Bewehrung und des Haftvermittlers sind
die im Abschnitt 2.2.2, 2.2.4 und 2.2.6 genannten Eigenschaften der Komponenten zu
prifen. Bei der Erstprifung der Schlussbeschichtungen nach Abschnitt 2.2.7 sind mindes-
tens die Prifungen nach Anlage 4 durchzufiihren.

Bestimmungen fiir Entwurf und Bemessung

Standsicherheitsnachweis

Der Nachweis der Standsicherheit der WDVS mit den Eigenschaften der Komponenten nach
Abschnitt 2.2 ist fir den in Abschnitt 1.2 dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung
genannten Anwendungsbereich sowie bei Ausfiihrung gemal Abschnitt 4 flir Gebaude,
beansprucht durch Winddruck (maximale Windsoglast) we =-2,2 kN/m?, im Zulassungs-
verfahren erbracht worden.
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Die Windlasten ergeben sich aus den bauaufsichtlich eingefiihrten Technischen Baubestim-
mungen’.

Die Befestigung der Fensterelemente (siehe Anlage 6.2 und 6.3) ist nicht Gegenstand dieser
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung.

Zur Uberbriickung von Dehnungsfugen in den AuBenwandflachen (z. B. der Fugen in den
AuRenwandflachen von Plattenbauten bei Verwendung von Dreischichtplatten) dirfen die
WDVS nur bei Fugenabstanden bis 6,20 m verwendet werden; dabei missen die Damm-
stoffdicke mindestens 60 mm betragen und dinnschichtige Oberputze (doperputz < dunterputz)
nach Anlage 2.1 bzw. 2.2 zum Einsatz kommen; der Schermodul G der EPS-Platten darf
dabei 2,0 MPa nicht Uberschreiten.

Bei Verwendung von EPS-Platten mit einem Schermodul G zwischen 2,0 MPa und 3,0 MPa
muss der Unterputz "pamatherm K+A Mortel", das Bewehrungsgewebe "pamatherm VWS-
Gewebe" und eine Dammstoffdicke von mindestens 80 mm zum Einsatz kommen.

Warmeschutz und klimabedingter Feuchteschutz

Fir den rechnerischen Nachweis des Warmeschutzes gilt fir die Dammplatten (siehe
Abschnitt 2.2.2) ein Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit in Abhangigkeit vom jeweiligen
Nennwert gemaR DIN 4108-4*, Tabelle 2, Kategorie |. Ein Bemessungswert nach Kate-
gorie |l gilt fiir Dammplatten, bei denen im Rahmen eines Ubereinstimmungsnachweises auf
der Grundlage einer allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ein Grenzwert Agen, bestimmt
wurde. Klebemdrtel und Putze sind zu vernachlassigen.

Die Minderung der Warmedammung durch die Warmebrickenwirkung bei konstruktiv
verwendeten Befestigungsmitteln muss dabei nicht beriicksichtigt werden, wenn die Vergro-
Rerung des Warmedurchgangskoeffizienten nicht mehr als 0,02 W/(mzK) betragt.

Fir den Nachweis des klimabedingten Feuchteschutzes gilt DIN 4108-3. Die sq-Werte fur die
genannten Unterputze und Schlussbeschichtungen sind Anlage 3 dieser allgemeinen bau-
aufsichtlichen Zulassung zu entnehmen.

Bei Detailplanungen von Anschlissen und Durchdringungen des WDVS ist - soweit - auf
eine warmebruckenfreie Ausflihrung zu achten.

Schallschutz

Der Nachweis des Schallschutzes (Schutz gegen Auenlarm) ist nach der Norm DIN 4109
zu fuhren. Fur den Nachweis des Schallschutzes ist der Rechenwert des bewerteten Schall-
damm-MalRes R',r der Wandkonstruktion (Massivwand mit WDVS) nach folgender Glei-
chung zu ermitteln:

R'W,R = R'W,R,O + ARW,R

mit: R'yro Rechenwert des bewerteten Schallddmm-Malies der Massivwand ohne
WDVS, ermittelt nach Beiblatt 1 zu DIN 4109°

ARy r Korrekturwert nach Anlage 5.1 bzw. 5.2

Auf eine Ermittlung des Korrekturwertes AR, g nach Anlage 5.1 bzw. 5.2 kann verzichtet
werden, wenn fir AR, g ein Wert von -6 dB in Ansatz gebracht wird.

Siehe: www.dibt.de unter der Rubrik >Geschéftsfelder< und dort unter >Bauregellisten/Technische Baubestim-
mungen<

DIN 4108-4:2013-12 Warmeschutz und Energie-Einsparung in Geb&uden - Teil 4: Warme- und feuchte-
schutztechnische Bemessungswerte
DIN 4109:1989-11 Beiblatt 1: Schallschutz im Hochbau; Ausfiihrungsbeispiele und Rechenverfahren
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Bei Verwendung von Dammplatten, die fir die Verwendung in WDVS allgemein bauaufsicht-
lich zugelassen sind, gelten die Angaben zum Schallschutz in den jeweiligen Dammplatten-
zulassungen.

Brandschutz

Das Brandverhalten der WDVS "Pamatherm EPS Vollwarmeschutzsystem" nach Anlage 2.1
und "Pamatherm Passivhaus" nach Anlage 2.2 wird, in Abhangigkeit von den folgenden
Eigenschaften der zum Einsatz kommenden Komponenten, eingestuft:

_______________________________ WDVS
schwerentflammbar normalentflammbar
nach nach

Anlage 2.1 | Anlage 2.2
. - beliebig
g | F;OTdLChte <25 <20 oder
S [kg/m?] nicht bekannt
= O
m D_ : . .
5 g | Dammstofidicke <3007 < 360 < 400
2 @ [mm]
o
2 b) mindestens
w ¢ Brandverhalten schwerentflammbar
; normalentflammbar

., € i Dicke
5 £ | (Ober- + Unterputz) > 499 beliebig
a >

o [mm]

a)

Bei Dammstoffdicken tGber 100 mm muss die Ausfiihrung des WDVS entsprechend der in Abschnitt 4.6.2
bestimmten MaRnahmen erfolgen.

Wird die Schwerentflammbarkeit der EPS-Platten nicht im Rahmen einer allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung nachgewiesen, so ist das WDVS normalentflammbar.

b)

c)

d)

Bei Dammestoffdicken > 300 mm muss die Gesamtputzdicke 8 mm betragen.

Bei der Ausfiihrung der MaRnahmen nach 4.6.2.1c und einer Dammstoffdicke > 200 mm muss die Gesamt-
putzdicke mindestens 6 mm betragen.

Bestimmungen fiir die Ausfiihrung

Aufbau

Die WDVS mussen gemaR folgender Bestimmungen und entsprechend den Angaben der
Anlage 1 und 2.1 bzw. 2.2 sowie unter Berucksichtigung der Planungsvorgaben
(s. Abschnitt 3) ausgefuhrt werden.

Bei dem WDVS "Pamatherm Passivhaus" diirfen Fenster gemaf Anlage 6.2 oder 6.3 in die
Dammebene eingebaut werden.

Die WDVS diirfen auf Mauerwerk und Beton mit oder ohne Putz angewendet werden.

Die Vertraglichkeit des Haftvermittlers zwischen Unterputz und Schlussbeschichtung ist
Anlage 3 zu entnehmen.

Bei der Verarbeitung und Erhartung diirfen keine Temperaturen unter +5 °C auftreten.

Bei Dammstoffdicken tdber 200 mm darf die Gesamtauftragsmenge (nass) von Unterputz
und Schlussbeschichtung maximal 22 kg/m? betragen.
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Insbesondere bei Dammplattendicken Gber 200 mm ist bei der Verarbeitung darauf zu
achten, dass Zwangungspunkte eine ausreichende Bewegungsmdglichkeit haben und im
Rand- und Kantenbereich ist auf eine ausreichende Befestigung zu achten (z. B. sind
passende Formeckteile zu verwenden).

Beim Einsatz von Dammstoffen, die fir die Verwendung in WDVS zugelassen sind
(vgl. Abschnitt 2.2.3), sind die Bestimmungen fir die Ausflihrung in der jeweiligen Damm-
stoffzulassung zusatzlich zu beachten.

Anforderungen an den Antragsteller und die ausfiihrende Firma
- Antragsteller

Der Antragsteller ist verpflichtet, alle mit Entwurf und Ausflihrung der WDVS betrauten
Personen Uber die Besonderen Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung und alle fur eine einwandfreie Ausflhrung der Bauart erforderlichen weiteren
Einzelheiten zu informieren.

- Ausflhrende Firma

Das Fachpersonal der ausfuhrenden Firma hat sich tUber die Besonderen Bestimmungen
dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung sowie Uber alle fur eine einwandfreie
Ausfliihrung der Bauart erforderlichen weiteren Einzelheiten beim Antragsteller zu infor-
mieren.

Die ausfiihrende Firma hat gemaR Anlage 7 die zulassungsgerechte Ausfiihrung der
WDVS zu bestatigen. Diese Bestatigung ist dem Bauherrn zu Uberreichen.

Eingangskontrolle der Komponenten

Fur die Komponenten nach Abschnitt 2.2 ist auf der Baustelle eine Eingangskontrolle der
Kennzeichnung gemaf Abschnitt 2.3.3 durchzufuhren.

Untergrund

Die Oberflache der Wand muss eben, trocken, fett- und staubfrei sein und mindestens eine
Abreilfestigkeit von 0,08 N/'mm? aufweisen. Bei Untergriinden aus Mauerwerk nach
DIN 1053 ohne Putz sowie Beton nach DIN 1045 ohne Putz kann die Abreil3festigkeit in der
Regel ohne weitere Nachweise vorausgesetzt werden. Die Prifung der Abreillfestigkeit
muss - falls erforderlich - nach DIN 18555-6 erfolgen.

Die dauerhafte Vertraglichkeit eventuell vorhandener Beschichtungen mit dem Klebemortel
ist sachkundig zu prifen.

Unebenheiten bis 1 cm/m durfen Uberbrickt werden; gréRere Unebenheiten missen mecha-
nisch egalisiert oder durch einen Putz nach DIN EN 998-1 ausgeglichen werden. Die Abreil3-
festigkeit des Putzes muss nach der Erhartung geprift werden.

Stark saugende oder sandende Untergrinde missen mit einer Grundierung nach
Abschnitt 2.2.2 verfestigt werden.
Klebemortel

Die Klebemdrtel sind unter Beachtung der Rezepturangaben nach den Vorgaben des
Antragstellers zu mischen und mit einer Auftragsmenge nach Anlage 2.1 bzw. 2.2 aufzu-
bringen.

Anbringen der Dammplatten

Verklebung

Die Dammplatten sind bei ebenen Untergriinden entweder mittels eines Zahnspachtels voll-
flachig zu beschichten oder durch Auftragen einer umlaufenden Wulst am Plattenrand und
Klebepunkten in der Mitte so mit Klebemdrtel zu versehen, dass eine Verklebung von
mindestens 40 % der Flache erreicht wird.
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Der Klebemortel darf auch vollflachig oder wulstférmig auf den Untergrund aufgetragen
werden. Bei wulstformigem Klebemoértelauftrag missen mindestens 60 % der Flache durch
Mortelstreifen bedeckt sein, der Abstand der Kleberwiilste darf 10 cm nicht Gberschreiten.
Bei vollflachigem Klebemortelauftrag ist unmittelbar vor dem Ansetzen der Dammplatten der
Klebemortel mit einer Zahntraufel aufzukdammen. Die Dammplatten sind unverziiglich,
spatestens nach 10 Minuten, in das frische Klebemoértelbett einzudriicken, einzuschwimmen
und anzupressen.

Die Dammplatten sind passgenau im Verband anzukleben. Zwischen den Platten dirfen
keine offenen Fugen entstehen. Unvermeidbare Fehlstellen und Spalten missen mit gleich-
wertigen Dammstoffen geschlossen werden. Das Schlief3en von Fehlstellen und Spalten bis
maximal 5 mm Breite mit schwerentflammbarem Fugenschaum® ist zulassig.

Zur Vermeidung von Warmebricken dirfen die Kanten nicht bestrichen oder verschmutzt
werden. In die Fugen darf kein Klebemortel gelangen.

Die Platten dirfen zusatzlich zur Fixierung mit mechanischen Hilfen (z. B. Dibel) gehalten
werden.

Beschadigte Dammplatten dirfen nicht eingebaut werden.

Die Dammplatten sind durch geeignete Malnahmen vor Feuchtigkeitsaufnahme zu
schitzen, insbesondere bei Lagerung auf der Baustelle und vor dem Aufbringen des
Putzsystems.

Stiirze, Laibungen
Allgemeine Ausflihrungen

Schwerentflammbare WDVS mit EPS-Platten mit Dicken Gber 100 mm bis 300 mm miuissen
aus Brandschutzgriinden wie folgt ausgefiihrt werden:

a. Oberhalb jeder Offnung im Bereich der Stiirze ist ein mindestens 200 mm hoher und
mindestens 300 mm seitlich (iberstehender (links und rechts der Offnung) nichtbrenn-
barer Mineralwolle-Lamellenstreifen’ (hergestellt aus Steinfasern; Rohdichte 60 kg/m? bis
100 kg/m?3) vollflachig mit einem Klebemértel anzukleben (siehe Anlage 6.1, Abb. 1); im
Kantenbereich ist das Bewehrungsgewebe zusatzlich mit Gewebeeckwinkeln zu
verstarken. Werden hierbei auch Laibungen gedammt, ist fir die Dammung der horizon-
talen Laibung im Sturzbereich ebenfalls nichtbrennbarer Mineralwolle-Dammstoff zu
verwenden.

b. Beim Einbau von Rollladen oder Jalousien unmittelbar oberhalb von Offnungen bzw. bei
der Montage von Fenstern in der Dammebene sind diese dreiseitig — oberhalb und an
beiden Seiten — von einem mindestens 200 mm hohen bzw. breiten nichtbrennbaren
Mineralwolle-Lamellenstreifen” — wie unter a. beschrieben — zu umschlieRen (siehe
Anlage 6.1, Abb. 2).

c. Die Ausfuhrung nach a. und b. darf entfallen, wenn mindestens in jedem 2. Geschoss ein
horizontal um das Gebaude umlaufender Brandriegel angeordnet wird. Der Brandriegel
muss aus einem mindestens 200 mm hohen und vollflachig mit einem Klebemoértel ange-
klebten nichtbrennbaren Mineralwolle-Lamellenstreifen’ (hergestellt aus Steinfasern;
Rohdichte 60 kg/m? bis 100 kg/m?3) bestehen. Der Dammstreifen ist so anzuordnen, dass
ein maximaler Abstand von 0,5 m zwischen Unterkante Sturz und Unterkante Brandriegel
eingehalten wird. In unmittelbar tGber Offnungen befindlichen Kantenbereichen ist das
Bewehrungsgewebe zusatzlich mit Gewebeeckwinkeln zu verstarken.

Es muss ein bauaufsichtlicher Verwendbarkeitsnachweis des Fugenschaums zwischen massiv mineralischen oder
metallischen Baustoffen vorliegen.

Dammstoff nach DIN EN 13162 mit einer Querzugfestigkeit (Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene) von mindes-
tens 80 kPa (Kleinstwert aller Einzelwerte, gepruft nach DIN EN 1607)
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Bei Verwendung von Dammplatten, die fir die Verwendung in WDVS allgemein bauaufsicht-
lich zugelassen sind, darf die Ausfihrung des Mineralwollesturzes entfallen, sofern geman
der jeweiligen Dammplattenzulassung eine alternative Sturzausbildung zuldssig ist. Dabei
sind die Bestimmungen der WDVS-Zulassung und die Bestimmungen zur Sturz- bzw.
Laibungsausbildung in der jeweiligen Dammplattenzulassung zu beachten.

Ausfiihrung "pamatherm Passivhaus"

Ein schwerentflammbares WDVS muss aus Brandschutzgrinden bei EPS-Platten mit
Dicken dber 100 mm bis 300 mm und Ausbildung einer Sturz- bzw. Laibungsabschragung
oder mit Dicken Uber 300 mm bis 360 mm (mit oder ohne Ausbildung einer Sturz- bzw.
Laibungsabschragung) gemaf Anlage 6.2 bzw. 6.3 ausgefiihrt werden.

Ausfiihren des Unterputzes und der Schlussbeschichtung

Nach dem Erharten des Klebemortels sind die Dammplatten auRen mit einem Unterputz
nach Abschnitt 2.2.5 in einer Dicke nach Anlage 2.1 bzw. 2.2 zu beschichten. Das Beweh-
rungsgewebe nach Abschnitt 2.2.4 ist in das &uRere Drittel des Unterputzes einzuarbeiten.
StoRe des Gewebes sind ca. 10 cm zu Uberlappen.

Vor Aufbringen der Schlussbeschichtung darf der Unterputz mit dem passenden Haftver-
mittler nach Abschnitt 2.2.6 versehen werden. Er soll ein mdgliches Durchscheinen des
Unterputzes und einen zu schnellen Wasserentzug aus der Schlussbeschichtung in den
Unterputz verhindern.

Nach dem Erharten des Unterputzes und ggf. des Haftvermittlers ist der Oberputz nach den
Vorgaben des Antragstellers anzurlihren und in einer Schichtdicke nach Anlage 2.1 bzw. 2.2
dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung aufzubringen.

Uberbriickung von Dehnungs- und Anschlussfugen

Bei der Uberbriickung von Dehnungsfugen in AuRenwandflaichen sind die Vorgaben aus
Entwurf und Bemessung zu beachten (siehe Abschnitt 3.1).

Dehnungsfugen zwischen Geb&udeteilen missen mit Dehnungsprofilen im WDVS berlck-
sichtigt werden.

Anschlussfugen an bestehende Bauteile sind schlagregendicht zu schlief3en.

Weitere Hinweise

Als unterer Abschluss eines WDVS muss ein Sockelprofil befestigt werden, sofern nicht ein
vorspringender Sockel oder ein Ubergang zu einer Sockeldammung vorliegt. Die Anwen-
dung im Spritzwasserbereich (H ca. 300 mm) bedarf besonderer Malinahmen.

Die Fensterbdnke missen regendicht z. B. mit Hilfe von eingeputzten U-Profilen ohne
Behinderung der Dehnung eingepasst werden.

Der obere Abschluss eines WDVS muss gegen Witterungseinflisse abgedeckt werden.

In Bereichen, in denen mit erhdhter mechanischer Belastung zu rechnen ist, kdnnen beson-
dere MaRRnahmen erforderlich sein.

Abweichende Ausfiihrungen eines WDVS von den Vorgaben dieser allgemeinen bauauf-
sichtlichen Zulassung sind im Einzelfall zu beurteilen und bedirfen ggf. zusatzlicher Nach-
weise.

Manfred Klein Beglaubigt
Referatsleiter

Z40327.14
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Warmedamm-Verbundsysteme mit angeklebten EPS-Platten Anlage 1

"Pamatherm EPS Vollwarmeschutzsystem"

"Pamatherm Passivhaus"
Zeichnerische Darstellung der WDVS
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1-Wand

2 - Aufenputz

3 - Klebemortel

4- Dammplatte

5 - armierter Unterputz

6 - Schlussbeschichtung
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Aufbau des WDVS Anlage 2.1
"Pamatherm EPS Vollwarmeschutzsystem”
Schicht Auftragsmenge Dicke
(nass)
[kg/m?] [mm]
Grundierung:
pamatherm Isoliergrund ca.0,2-0,31/m? -
Klebemortel: Woulst,
pamatherm K+A Mbrtel 4,0 Wu'gg:r“”kt
pamatherm Armierungsspachtel ZF mit verbesserter 4,0 Kammbett
Rezeptur
Dammstoff:
EPS-Platten nach Abschnitt 2.2.3 - <400
Unterputze:
pamatherm K+A Mortel 3,5-12,0 3,0-10,0
pamatherm Armierungsspachtel ZF mit verbesserter 22-44 2,0-4,0
Rezeptur
Bewehrung:
pamatherm VWS-Gewebe 0,160 -
Haftvermittler:
pamatherm Universalgrund ca.0,2-0,31/m? -
Schlussbeschichtungen (Oberputze):
pamatherm Silikatputz 2,0-4,0 1,5-4,0
pamatherm Siliconharzputz 2,0-4,0 1,0-4,0
mineralische Oberputze nach DIN EN 998-1 3,0-25,0 2,0-12,0

Die Bestimmungen der Abschnitt 3 und 4 sind zu beachten.

Z41448.14
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Aufbau des WDVS Anlage 2.2
"Pamatherm Passivhaus"
Schicht Auftragsmenge Dicke
(nass)
[kg/m?] [mm]
Grundierung:
pamatherm Isoliergrund ca.0,2-0,31/m? -
Klebemortel: Woulst,
pamatherm K+A Mortel ca. 4,0 Wul(s):ePrLJnkt
pamatherm Armierungsspachtel ZF mit verbesserter ca. 4,0 Kammbett
Rezeptur
Dammstoff:
EPS-Platten nach Abschnitt 2.2.3 - <400
Unterputze:
pamatherm K+A Mortel 3,5-12,0 3,0-10,0
pamatherm Armierungsspachtel ZF mit verbesserter 22-44 2,0-4,0
Rezeptur
Bewehrung:
pamatherm VWS-Gewebe 0,160 -
Haftvermittler:
pamatherm Universalgrund ca.0,2-0,31/m? -
Schlussbeschichtungen (Oberputze):
pamatherm Silikatputz 2,0-4,0 1,5-4,0
mineralische Oberputze nach DIN EN 998-1 3,0-25,0 2,0-5,0

Die Bestimmungen der Abschnitt 3 und 4 sind zu beachten.
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Oberflachenausfiihrung Anlage 3
Anforderungen
Bezeichnung Hauptbinde- ETAG 004 ETAG 004
mittel kapillare wasserdampf-
Wasser diffusions-
aufnahme aquivalente
Way Luftschicht-
dicke sq4
[kg/m?] [m]
1. Unterputze
pamatherm K+A Mortel Zement/Kalk <0,30 <0,20
pamatherm Armierungsspachtel ZF mit | Polymerdispersion 0,30 0,40
verbesserter Rezeptur
2. Schlussbeschichtungen ggf. mit "pamatherm Universalgrund”
pamatherm Siliconharzputz VC/E/VAC-Acrylat < 0,65 < 0,302
pamatherm Silikatputz Kaliumsilikat/ <0,40' <0,20?
Styrol-Acrylat
mineralische Oberputze nach Zement/Kalk <0,35 <0,40?
DIN EN 998-1

Oberputz und Unterputz zusammen gepruft

geprift zusammen mit Unterputz "pamatherm K+A Mortel"

Z41448.14
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Bautechnik

Werkseigene Anlage 4
Produktionskontrolle und Fremdiiberwachung
(Art und Haufigkeit der durchzufiihrenden Priifungen)

Umfang der werkseigenen Produktionskontrolle

Prifung Prifnorm bzw. -vorschrift Haufigkeit

1. Klebemortel und Unterputz

1.1 Abreifl¥festigkeit am Dammstoff ETAG 004", Abschnitt 5.1.4.1.3 (trocken) Ya jahrlich
(Einzelwert > 80 kPa)

1.2 Mineralisch gebundene Produkte:

a. Schittdichte in Anlehnung an
DIN EN 459-2:2010-122, Abschnitt 6.3 2 x je Produktionswoche”
b. KorngroRenverteilung DIN EN 1015-1:2007-05° (Trockensiebung)
c. Frischmértelrohdichte DIN EN 1015-6:2007-05*
1.3 Organisch gebundene Produkte:
a. Trockenextrakt ETAG 004, Abschnitt C 1.2 2 x je Produktionswoche
b. Aschegehalt ETAG 004, Abschnitt C 1.3 (450 °C)

2. Schlussbeschichtungen (Oberputze)

2.1 Mineralisch gebundene Produkte:

a. Schuttdichte in Anlehnung an DIN EN 459-2:2010-12, 1 x je Produktionswoche
Abschnitt 6.3
b. Frischmértelrohdichte DIN EN 1015-6:2007-05 2 x je Produktionswoche
2.2 Organisch gebundene Produkte:
a. Frischmortelrohdichte in Anlehnung an DIN EN 1015-6:2007-05 2 x je Produktionswoche
b. Aschegehalt ETAG 004, Abschnitt C 1.3 (450 °C)
3. D.‘«.immpl::ltten6
a. Rohdichte geman
b. Zugfestigkeit senkrecht zur Zuordnung der Priifungen DIN EN 13163°,
Plattenebene s. Abschnitt 2.2.2 Tabelle B1
c. Schermodul” 1 x je Produktionswoche

Produktionswoche: 5 Produktionstage, in einem Zeitraum von einem Monat, beginnend mit dem ersten Produktionstag

Die werkseigene Produktionskontrolle des Schermoduls darf auch Uber die Priifung der Biegefestigkeit nach DIN EN 12089
erfolgen. Die Korrelation von Biegefestigkeit und Schermodul ist bei der Erstprifung zu priifen und festzulegen und im
Rahmen der Fremdiberwachung zu Uberprifen.

Umfang der Fremdiiberwachung

Im Rahmen der Fremdiberwachung ist eine Erstprifung der Komponenten durchzufiihren. Die werks-
eigene Produktionskontrolle ist durch eine Fremdiberwachung regelmaRig zu Uberprifen
(Schlussbeschichtung ausgenommen), mindestens jedoch zweimal jahrlich. Es sind die o.g.
Prifungen durchzufihren.

ETAG 004:2000-03 Leitlinie fir Europaische Technische Zulassung fir AuRenseitige Warmedamm-
Verbundsysteme mit Putzschichten

DIN EN 459-2:2010-12 Baukalk — Teil 2: Prifverfahren

DIN EN 1015-1:2007-05  Prufverfahren fir Mortel fur Mauerwerk — Teil 1: Bestimmung der KorngréRenverteilung (durch
Siebanalyse)

DIN EN 1015-6:2007-05  Prufverfahren fir Mortel fir Mauerwerk — Teil 6: Bestimmung der Rohdichte von Frischmortel

DIN EN 13163:2009-02 WerkmaRig hergestellte Produkte aus expandiertem Polystyrol (EPS) — Spezifikation

Sofern kein Warmedammstoff nach einer allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Anwendung kommt.
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Korrekturfaktoren fiir AR'w,R Anlage 5.1

Korrekturwert AR, g zur Ermittlung des bewerteten Schalldamm-MaRes der Wandkonstruktion
Der Korrekturwert AR, rist nach folgender Gleichung zu ermitteln:

ARW’R = ARW - KK - KT

mit : AR,,  Korrekturwert in Abhangigkeit von der Resonanzfrequenz nach Tabelle 1
Kk Korrektur fiir die prozentuale Klebeflache nach Tabelle 2
Kr Korrektur fur das bewertete Schallddamm-Mal der Tragerwand nach Tabelle 3

Tabelle 1 Korrekturwert in Abhangigkeit von der Resonanzfrequenz

Resonanzfrequenz fr  |Korrekturwert AR,,

[Hz] [dB]
ohne
Diibel Formel zur Berechnung der Resonanzfrequenz
fr <60 Hz 14
60 Hz < fr <70 Hz 13 fRzleo\/z: Hz
70 Hz < fg < 80 Hz 11 mp
80 Hz<fy <90 Hz 9

s' = dynamische Steifigkeit der Dammplatten in MN/m?

m'p = Flachenmasse der Bekleidungsschicht
(Oberputz + Unterputz) in kg/m?

90 Hz < fg <100 Hz 7
100 Hz < fr < 120 Hz 5
120 Hz < fr < 140 Hz 3
1
0

140 Hz < fr < 160 Hz
160 Hz < fr < 180 Hz

Die Berechnung der Resonanzfrequenz erfolgt mit
dem Wert der fiir die dynamische Steifigkeit nach

180 Hz < fg < 200 Hz 2 gtlll:lf(-EN 13163, Abschnitt 4.3.14 angegebenen
200 Hz < fr <220 Hz -3
220 Hz < fr < 240 Hz -4
240 Hz < fg -5

Tabelle 2: Korrektur fir die prozentuale Klebeflache

prozentuale Kk [dB]
Klebeflache [%]
40 0
60 1
80 2
100 3
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Korrekturfaktoren fiir AR'w,R Anlage 5.2

Tabelle 3: Korrektur fiir das bewertete Schallddamm-Malf} der Tragerwand

Resonanzfrequenz Kr [dB] in Abhangigkeit vom bewerteten Schallddmm-Maf der
fx [Hz] Tragerwand R, [dB]
43-45 46 - 48 49 - 51 52 - 54 55-57 58 — 61

fr <60 Hz -10 -7 -3 0 3 7

60 Hz <fr <80 Hz -9 -6 -3 0 3 6
80 Hz < fr <100 Hz -8 -5 -3 0 3 5
100 Hz < fr <140 Hz -6 -4 -2 0 2 4
140 Hz < fr < 200 Hz -4 -3 -1 0 1 3
200 Hz < fgr <300 Hz -2 -1 -1 0 1 1
300 Hz < fgr <400 Hz 0 0 0 0 0 0
400 Hz < fr < 500 Hz 1 1 0 0 0 -1
500 Hz < fg 2 1 1 0 -1 -1

Zur Anwendung der Tabelle ist das bewertete Schallddmm-Mal R,, der Tragerwand nach folgender
Gleichung zu ermitteln:

Ry = [27,1 +0,1243 (m', / m') — 0,000113 (M, / m'o)ZJ dB

mit

m',, : die gemal Beiblatt 1 zu DIN 4109, Abschnitt 2.2.2 ermittelte flachenbezogene
Masse der Tragerwand; maximal 500 kg/m?

m'y : 1 kg/m?

Der fiir AR,, g ermittelte Wert ist auf den Bereich -6 dB < AR, g < 16 dB zu begrenzen.
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Zeichnerische Darstellung der Sturz- Anlage 6.1
und Laibungsausbildung

Sturzausbildung gemaR Abschnitt 4.6.2.1a

Mineralwolle-Lamellen-Schutz am Sturz
a =300 mm
b =200 mm

Far
g
Vany
pay
<
9

Sturz und Laibungsausbildung gemaR Abschnitt 4.6.2.1b

Mineralwolle-Lamellen-Schutz am Sturz und in den Laibungen (dreiseitig)
Breite = 200 mm

Z41448.14
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Zeichnerische Darstellung der Sturz- Anlage 6.2

und Laibungsausbildung des

"Pamatherm Passivhaus"

Dammstoffdicken bis 360 mm,

Fenster im Dammstoff direkt vor die Rohbaukante

o <360
1

Sturzausbildung Y

2200

[mm]

Leibungsausbildung

massiver mineralischer Untergrund

Fensterelement

mechanisch befestigt

Luftdichtheitsfolie mit B2 méglich
Klebemdortel
EPS-Dammplatte

, MW-Lamelle 040-11

PUR-Ortschaum (B1), falls erforderlich
Armierungsschicht

Mineralischer Oberputz/
pamatherm Silikatputz / Farbanstrich

e BN R

W o~k W N =

[y
o

45° Abschragung maglich
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Zeichnerische Darstellung der Sturz- Anlage 6.3
und Laibungsausbildung des

"Pamatherm Passivhaus"

Dammstoffdicken bis 360 mm,

Fenster im Dammstoff mit Abstand zur Rohbaukante

X

f —

{rnm)

Leibungsausbildung

45 ° Abschragung maglich

ORONO;

massiver mineralischer Untergrund

Fensterelement

Zarge aus Sperrholz

mechanische Befestigung

Luftdichtheitsfolie mit B2 moglich
Klebemértel
EPS-Dammplatte
MW-Lamelle 040-11

PUR-Ortschaum (B1), falls erforderlich
Armierungsschicht

mineralischer Oberputz/ pamatherm
Silikatputz / Farbanstrich

RN

W o~ R W

=
= O

< 360
Q

45 * Abschragung méglich

[mm]
19 @ | 2200

P -
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Information fiir den Bauherrn Anlage 7

Bestatigung der ausfiihrenden Firma:

a)

b)

c)

d)

e)

f)

Z41448.14

Die Beurteilung der Abreil3festigkeit der Wandoberflache und der dauerhaften Vertraglichkeit
eventuell vorhandener Beschichtungen mit dem Klebemértel ist erfolgt durch:
(Name, Anschrift)

Ausfihrung nach allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Nr. Z-33.41-1123
Ausgefiihrtes System:

Die Uberpriifung der Ebenheit ergab:
(Angabe der Prifmethode und des Ergebnisses)

Die Oberflache der Wand wurde vorbereitet durch:

Das System wurde zusatzlich befestigt mit:

Die Eingangskontrolle der Komponenten auf der Baustelle wurde vorgenommen. Die
Komponenten entsprechen den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung.

Datum/Unterschrift des Verantwortlichen der ausfilhrenden Firma
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