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ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit
des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

Sofern in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Anforderungen an die besondere
Sachkunde und Erfahrung der mit der Herstellung von Bauprodukten und Bauarten betrau-
ten Personen nach den § 17 Abs. 5 Musterbauordnung entsprechenden Landerregelungen
gestellt werden, ist zu beachten, dass diese Sachkunde und Erfahrung auch durch gleich-
wertige Nachweise anderer Mitgliedstaaten der Europaischen Union belegt werden kann.
Dies gilt ggf. auch fir im Rahmen des Abkommens (iber den Europaischen Wirtschaftsraum
(EWR) oder anderer bilateraler Abkommen vorgelegte gleichwertige Nachweise.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die fir die Durchfiihrung von Bau-
vorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigun-
gen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbeson-
dere privater Schutzrechte, erteilt.

Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter gehen-
der Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", dem Verwender bzw. Anwender des
Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfi-
gung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung an
der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behdrden
Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfligung zu stellen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollstandig vervielfaltigt werden. Eine
auszugsweise Veroffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fiir Bautech-
nik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dirfen der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung nicht widersprechen. Ubersetzungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulas-
sung missen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fir Bautechnik nicht geprifte Uber-
setzung der deutschen Originalfassung" enthalten.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung kénnen nachtraglich ergdnzt und geéandert
werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.

1.6.55-6/13



Elektronische Kopie der abZ des DIBt: Z-6.55-2210

Deutsches
Institut

fir
Bautechnik

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Nr. Z-6.55-2210 Seite 3 von 11 | 26. Marz 2014

1.1
1.1.1

1.2.3

1.2
1.2.1

1.2.2

1.2.3

1.24

Z4117.13

BESONDERE BESTIMMUNGEN
Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

Zulassungsgegenstand

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung gilt fir die Herstellung des einfligligen Revisions-
offnungsverschlusses vom Typ "PRIODOOR ETX-A 90" und seine Anwendung als feuer-
widerstandsfahiger und dichtschlielender Abschluss.

Der Revisionsoffnungsverschluss wird im Folgenden Revisionsabschluss genannt.

Der Revisionsabschluss besteht im Wesentlichen aus dem Flligel, dem Rahmen, dem Ver-
schluss, den Dichtungen sowie den Befestigungsmitteln und Zubehdrteilen, jeweils gemaf
Abschnitt 2.1. Der Flligel und der Rahmen mussen eine Einheit bilden.

Der Revisionsabschluss besteht im Wesentlichen aus nichtbrennbaren® Baustoffen.

Anwendungsbereich

Der Revisionsabschluss ist - unter Berlicksichtigung der nachfolgenden Bestimmungen und
nach Mafigabe der bauordnungsrechtlichen Vorschriften - zum Verschlielien von Offnungen
(Revisionsoéffnungen) in Installationsschachten mit einer Feuerwiderstandsfahigkeit von
90 Minuten im Inneren von Gebauden geeignet.

Der Revisionsabschluss verhindert bei Zugrundelegung des Normbrandes nach DIN 4102-22
bzw. DIN EN 1363-1° im geschlossenen Zustand den Durchtritt von Feuer und Rauch vom
Schachtinneren nach auf3en Uber mindestens 90 Minuten.

Der Revisionsabschluss nach dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung darf die nach-
stehend angegebenen Auflenmalle weder unter- noch Uberschreiten (Breite x Hohe):

— kleinste Abmessungen: 370 mm x 370 mm
— grofdte Abmessungen: 850 mm x 2100 mm

Der Revisionsabschluss darf bei vertikaler Anordnung (Einbaulage 90°) in Installations-
schachte der Feuerwiderstandsklasse | 90-A nach DIN 4102-4*, Abschnitt 8.6, aus Wanden
in der Bauart von

— mindestens 100 mm dicken Trennwéanden in Standerbauart mit Stahlunterkonstruktion
und doppelter Beplankung aus Gipskarton-Feuerschutzplatten nach DIN 4102-4*, Tab. 48
(s. Abschnitt 3.2.2, Ausflihrung a), oder

— Trennwénden mit beidseitiger Beplankung aus nichtbrennbaren’ Bauplatten gemaR allge-
meinem bauaufsichtlichen Prifzeugnis (s. Abschnitt 3.2.2, Ausflhrung b), oder

— Trennwénden mit einseitiger Beplankung aus nichtbrennbaren’ Bauplatten gemaR allge-
meinem bauaufsichtlichen Prifzeugnis (s. Abschnitt 3.2.3, Ausflihrung a) oder b))

eingebaut werden.

Der Revisionsabschluss darf auch an mit nichtbrennbaren' Bauplatten bekleidete
Stahlstlitzen nach Abschnitt 3.2.4 mindestens der Feuerwiderstandsklasse F 90 nach

Zuordnung der klassifizierten Eigenschaften des Brandverhaltens zu den bauaufsichtlichen Anforderungen gemaf
Bauregelliste A Teil 1, Anlagen 0.2.1 oder 0.2.2, (in der jeweils geltenden Ausgabe; s. www.dibt.de)

DIN 4102-2:1977-09 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Bauteile; Begriffe, Anforderungen
und Prufungen

DIN EN 1363-1:1999-10 Feuerwiderstandsprufungen, Teil 1: Allgemeine Anforderungen

DIN 4102-4:1994-03, einschliefllich aller Berichtigungen und DIN 4102-4/A1:2004-11 Brandverhalten von

Baustoffen und Bauteilen; Teil 4: Zusammenstellung und Anwendung klassifizierter
Baustoffe, Bauteile und Sonderbauteile
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DIN 4102-4* und DIN 4102-22° oder nach allgemeinem bauaufsichtlichen Priifzeugnis
angeschlossen werden, wenn diese Bestandteil einer Installationsschachtwand sind.

Der Revisionsabschluss ist in brandschutztechnischer Hinsicht zur Anwendung in inneren
Installationsschachtwanden gemaf Abschnitt 1.2.4 nachgewiesen.

Nachweise zum Warme- und/oder Schallschutz sowie weitere Nachweise der Standsicher-
heit und Gebrauchstauglichkeit und Dauerhaftigkeit sind mit dieser allgemeinen bauaufsicht-
lichen Zulassung nicht erbracht, sondern ggf. fir den speziellen Anwendungsfall - unter
Berucksichtigung der Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung - zu
fuhren.

Bestimmungen fiir das Bauprodukt

Aufbau und Eigenschaften
Aufbau
Allgemeines

Der Revisionsabschluss besteht im Wesentlichen aus dem Fligel, der Dichtung, dem Ver-
schluss, dem Rahmen sowie den Zubehorteilen und Befestigungsmitteln.

Fligel und Rahmen

Der Fliigel des Revisionsabschlusses ist aus 42 mm dicken Bauplatten® herzustellen. An den
Seitenkanten ist dreiseitig (seitlich und oben)’ ein Streifen aus einem dammschichtbildenden
Baustoff® mit den Abmessungen 10 mm x 1,5 mm anzuordnen.

Der Fligel des Revisionsabschlusses muss blindig zur Auflenkante des Rahmens eingebaut
werden.

Der Rahmen des Revisionsabschlusses ist aus vier speziellen Aluminiumblechprofilen’, die
in den Ecken auf Gehrung geschnitten und unter Verwendung von Senkkopfschrauben und
Eckverbindungswinkeln zu einem Innenrahmen verbunden werden, herzustellen.

Um den Rahmen ist vierseitig umlaufend ein Streifen aus einem dammschichtbildenden
Baustoff® mit den Abmessungen 10 mm x 1,5 mm anzuordnen.

Der Fligel und der Rahmen sind gemaf den beim Deutschen Institut fir Bautechnik hinter-
legten "Konstruktionsunterlagen zur Herstellung" und entsprechend den Anlagen 1 und 2
auszubilden.

Dichtung

In der Rahmennut ist vierseitig umlaufend eine dauerelastische Dichtung’ anzuordnen.
Verschluss

Der Revisionsabschluss ist mit einem speziellen Schloss’ mit SchlieRblech auszuriisten.
Zubehorteile

Zusatzlich zu den im Abschnitt 2.1.1.4 beschriebenen Verschliissen muss jeder Fligel des
Revisionsabschlusses mit drei speziellen Scharnieren’ aus Edelstahl ausgestattet sein.

Befestigungsmittel

Jeder Rahmen des Revisionsabschlusses muss in Abhangigkeit von der Fligelgrofle mit
sog. Drehankern” ausgestattet sein.

Fur die Befestigung der Drehanker an den angrenzenden Installationsschachten missen
geeignete Befestigungsmittel - gemal den statischen Erfordernissen - verwendet werden.

DIN 4102-22:2004-11 Anwendungsnorm  zu  DIN4102-4 auf der Bemessungsbasis von
Teilsicherheitsbeiwerten

Die Materialangaben sind beim Deutschen Institut fur Bautechnik hinterlegt.

Weitere Einzelheiten sind beim Deutschen Institut fir Bautechnik hinterlegt.

1.6.55-6/13



Elektronische Kopie der abZ des DIBt: Z-6.55-2210

Deutsches
Institut

fir
Bautechnik

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Nr. Z-6.55-2210 Seite 5 von 11 | 26. Marz 2014

2117

2.1.2
21.21

2.1.2.2

21.23

2.2
2.21

2.2.2

Z4117.13

Unterlegmaterial

Als Unterlegmaterial fur die Befestigung des Rahmens sind Streifen aus nichtbrennbaren
Bauplatten® zu verwenden.

Eigenschaften

Allgemeines

Der Revisionsabschluss muss den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung mit den Anlagen 1 bis 10 entsprechen. Weitere detaillierte technische Bestim-
mungen sind in den beim Deutschen Institut fir Bautechnik hinterlegten "Konstruktions-
unterlagen zur Herstellung"® enthalten.

Revisionsabschliisse nach dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung missen hin-
sichtlich Aufbau und Herstellung denen entsprechen, die bei den Zulassungsprifungen
nachgewiesen wurden.

Feuerwiderstand und Funktionstlchtigkeit

Die Feuerwiderstandsfahigkeit (Temperaturkriterium und Raumabschluss) des Revisions-
abschlusses wurde insbesondere nach europadischen Prifnormen, basierend auf
DIN EN 1363-1%, bestimmt.® Zum Nachweis der Funktionstiichtigkeit wurde der Revisions-
abschluss 50 Priifzyklen unterzogen.®

Dichtheit

Der Revisionsabschluss muss im Fugenbereich der Revisionsflliigel mit einer mindestens
vierseitig umlaufenden, dauerelastischen Dichtung® zur Behinderung des Durchtritts von
Rauch ausgeflihrt werden.

Herstellung und Kennzeichnung
Herstellung des Revisionsabschlusses
Die Herstellung des Revisionsabschlusses muss werkseitig erfolgen.

Die fir die Herstellung des Revisionsabschlusses zu verwendenden Bauprodukte missen
den jeweiligen Bestimmungen der Abschnitte 2.1.1 und 2.1.2 entsprechen und verwendbar
sein im Sinne der Bestimmungen zu den Bauprodukten in der jeweiligen Landesbauordnung.
Die Bauprodukte nach Abschnitt 2.1.1.7 sind vorzukonfektionieren und mit jedem Revisions-
abschluss mitzuliefern.

Es gelten die Bestimmungen fiir den Korrosionsschutz nach Abschnitt 3.2.6.

Fur

— die Dichtungen nach Abschnitt 2.1.1.3,

— die Schldsser nach Abschnitt 2.1.1.4

— die Scharniere nach Abschnitt 2.1.1.5 sowie

— die Drehanker nach Abschnitt 2.1.1.6

gelten die Bestimmungen nach Abschnitt 2.3.1.2.

Kennzeichnung des Revisionsabschlusses

Der Revisionsabschluss (einschlieBlich der vorzukonfektionierenden und mitzuliefernden
Bauprodukte nach Abschnitt 2.1.1.7) muss vom Hersteller mit dem Ubereinstimmungs-
zeichen (U-Zeichen) nach den Ubereinstimmungszeichen-Verordnungen der Lander
gekennzeichnet werden. Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen
nach Abschnitt 2.3 erfillt sind.

Die Kennzeichnung des Revisionsabschlusses muss durch ein Schild aus Stahlblech erfol-
gen, das die folgenden Angaben — dauerhaft lesbar — enthalten muss:

Der Antragsteller hat das Dokument der zustandigen Bauaufsichtsbehérde auf Verlangen vorzulegen und - soweit
es fir die Fremdiiberwachung benétigt wird - den daflr zustandigen Stellen zur Verfligung zu stellen.

Gutachten, die eine Ubereinstimmung mit den gemaR Priifnormen zu erwartenden Ergebnissen bescheinigen,
wurden fir die Bewertung der Eigenschaften des Revisionsabschlusses ebenfalls beriicksichtigt.

1.6.55-6/13
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Revisionséffnungsverschluss "PRIODOOR ETX-A 90"
Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) mit

— Name des Herstellers

— Zulassungsnummer: Z-6.55-2210

— Bildzeichen oder Bezeichnung der Zertifizierungsstelle
— Herstellwerk

— Herstellungsjahr
Das Schild muss gut sichtbar und dauerhaft befestigt werden.
Einbauanleitung

Jeder Revisionsabschluss nach dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist mit einer
Einbauanleitung auszuliefern, die der Antragsteller dieser allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung erstellt und die mindestens folgende Angaben enthalten muss:

— Angabe zum Aufbau der Installationsschachte, in die der Revisionsabschluss eingebaut
werden darf

— Beschreibung der Arbeitsvorgange zum fachgerechten Einbau des Revisionsabschlus-
ses, einschlieBlich der zulassigen Befestigungsmittel und der erforderlichen Fugenaus-
bildungen

— Angaben zur Verwendung des vorkonfektionierten und mitgelieferten Unterlegmaterials
— Mafangaben zu den Produkten und zum Einbau

— Zeichnerische Darstellung der Anschlisse

— Hinweise auf das funktionsgerechte Zusammenspiel aller Teile.

Ubereinstimmungsnachweis
Allgemeines

Die Bestatigung der Ubereinstimmung des Revisionsabschlusses mit den Bestimmungen
dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss flir jedes Herstellwerk mit einem
Ubereinstimmungszertifikat auf der Grundlage einer werkseigenen Produktionskontrolle und
einer regelmaBigen Fremdiiberwachung einschliellich einer Erstprifung des Revisionsab-
schlusses nach Maligabe der folgenden Bestimmungen erfolgen.

Fir die Erteilung des Ubereinstimmungszertifikats und fiir die Fremdiiberwachung ein-
schliellich der dabei durchzuflihrenden Produktprifungen hat der Hersteller des Revisions-
abschlusses eine hierfur anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierfir anerkannte
Uberwachungsstelle einzuschalten.

Die Erklarung, dass ein Ubereinstimmungszertifikat erteilt ist, hat der Hersteller durch Kenn-
zeichnung der Bauprodukte mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) unter Hinweis
auf den Verwendungszweck abzugeben. Dem Deutschen Institut fur Bautechnik ist von der
Zertifizierungsstelle eine Kopie des von ihr erteilten Ubereinstimmungszertifikats zur Kennt-
nis zu geben.

Fur die Dichtungen nach Abschnitt 2.1.1.3, die Schlésser nach Abschnitt 2.1.1.4, die Schar-
niere nach Abschnitt 2.1.1.5 sowie die Drehanker nach Abschnitt 2.1.1.6 ist die Uberein-
stimmung mit den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung durch
eine Werksbescheinigung "2.1" nach DIN EN 10204 des Herstellers nachzuweisen.
Werkseigene Produktionskontrolle

In jedem Herstellwerk des Revisionsabschlusses, der Dichtungen nach Abschnitt 2.1.1.3,
der Schlésser nach Abschnitt 2.1.1.4, der Scharniere nach Abschnitt 2.1.1.5 sowie der Dreh-
anker nach Abschnitt 2.1.1.6 ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und
durchzufiihren. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzuneh-

DIN EN 10204:2005-01 Metallische Erzeugnisse - Arten von Priifbescheinigungen
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mende kontinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicherstellt,
dass die von ihm hergestellten Bauprodukte den Bestimmungen dieser allgemeinen bauauf-
sichtlichen Zulassung und den Angaben in den "Konstruktionsunterlagen zur Herstellung"
entsprechen.

Die werkseigene Produktionskontrolle soll mindestens die im Folgenden aufgefiihrten Maf3-
nahmen einschlief3en:

- Beschreibung und Uberpriifung der Ausgangsmaterialien und der Bestandteile

Die werkseigene Produktionskontrolle an dem Revisionsabschluss soll mindestens die nach-
folgend genannten sowie die in Abstimmung mit der Uberwachungsstelle getroffenen Fest-
legungen hinsichtlich Art und Umfang der Kontrollen einschlieRen.

- Prifung, dass fir die Herstellung des Revisionsabschlusses ausschlieBlich die in dieser
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung geforderten Baustoffe verwendet werden.

- Prifung der Abmessungen des Revisionsabschlusses

- Zu Beginn der Fertigungsserie jedes Typs ist der erste Revisionsabschluss auf Uberein-
stimmung zu prifen.

- Bei grof3en Fertigungsserien ist eine Prifung an jedem Fertigungstag durchzufihren.

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen. Die Aufzeich-
nungen missen mindestens folgende Angaben enthalten:

- Bezeichnung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials und der Bestandteile
- Art der Kontrolle oder Prifung

— Datum der Herstellung und der Prifung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials
oder der Bestandteile

- Ergebnis der Kontrollen und Priifungen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den Anfor-
derungen

- Unterschrift des fur die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen

Die Aufzeichnungen sind mindestens fliinf Jahre aufzubewahren und der fiir die Fremdiiber-
wachung eingeschalteten Stelle vorzulegen. Sie sind dem Deutschen Institut flir Bautechnik
und der zustandigen obersten Bauaufsichtsbehdrde auf Verlangen vorzulegen.

Bei ungenliigendem Priifergebnis sind vom Hersteller unverziiglich die erforderlichen Malf3-
nahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Revisionsabschlisse, die den Anforderun-
gen nicht entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit Ubereinstimmen-
den ausgeschlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch mdglich
und zum Nachweis der Mangelbeseitigung erforderlich - die betreffende Prifung unverzig-
lich zu wiederholen.

Fremdiiberwachung

In jedem Herstellwerk des Revisionsabschlusses ist die werkseigene Produktionskontrolle
durch eine Fremduberwachung regelmafig zu Uberprifen, mindestens jedoch zweimal jahr-
lich.

Im Rahmen der Fremdiiberwachung ist eine Erstprifung des Revisionsabschlusses durch-
zufuihren, und es kénnen auch Proben fir Stichprobenpriifungen entnommen werden. Dabei
ist die Einhaltung der in den Abschnitten 2.1 und 2.2 fir den Revisionsabschluss festgeleg-
ten Anforderungen zu Uberprifen. Die Probenahme und Priifungen obliegen jeweils der
anerkannten Uberwachungsstelle.

Im Rahmen der Fremduberwachung ist auch zu Gberprifen, dass Baustoffe/Bauteile fur den
Revisionsabschluss nur verwendet werden, wenn fiir sie der jeweils geforderte Uberein-
stimmungsnachweis vorliegt.

Vorstehender Absatz gilt nicht fir Bestandteile wie Zubehorteile, Befestigungsmittel u. a.,
deren Eignung im Zulassungsverfahren fiir diesen Revisionsabschluss nachgewiesen
wurde. Diese sind im Rahmen der Fremdiberwachung der Herstellung der Revisionsab-
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schliisse in jedem Herstellwerk zu Uberprifen. Sie missen beziiglich ihres konstruktiven
Aufbaus und ihrer Eigenschaften den Bauprodukten entsprechen, die bei den Zulassungs-
prifungen verwendet wurden.

Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremduberwachung sind mindestens fiinf Jahre aufzu-
bewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Uberwachungsstelle dem Deut-
schen Institut flir Bautechnik und der obersten Bauaufsichtsbehdérde auf Verlangen vorzu-
legen.

Bestimmungen fiir die Ausfiihrung

Einbauanleitung

Der Einbau des Revisionsabschlusses muss gemaR den nachfolgenden Bestimmungen
erfolgen. Im Ubrigen gelten die Festlegungen der mitgelieferten Einbauanleitung
(s. Abschnitt 2.2.3).

Angrenzende Bauteile/ Bestimmungen fiir den Einbau des Revisionsabschlusses
Allgemeines

Der Revisionsabschluss darf in Installationsschachte nach Abschnitt 1.2.4 eingebaut wer-
den.

Die Aneinanderreihung mehrerer Revisionsabschlliisse neben- oder Ubereinander ist nicht
zulassig.

Beim Einbau des Revisionsabschlusses in Installationsschachte gemafl den Abschnit-
ten 3.2.2 und 3.2.3 bleiben die Nachweise der Standsicherheit und Gebrauchstauglichkeit fir
die Installationsschachtwande und die Gesamtkonstruktion (Revisionsabschluss und Instal-
lationsschachtwand) davon unberihrt und sind fur die Anwendung unter Normalbedingun-
gen, d. h. nicht unter gleichzeitiger Berlicksichtigung des Brandfalls, nach Technischen Bau-
bestimmungen bzw. technischen Regeln, z. B. DIN 4103-1"", zu fiihren. Die Hoéhe dieser
Installationsschachtwande darf maximal 3000 mm betragen.

Beim Einbau des Revisionsabschlusses in Installationsschachte gemal Abschnitt 3.2.2,
Ausfuhrung b), und Anschluss an bekleidete Stahlstitzen gemaR Abschnitt 3.2.4 sind ggf.
die bauordnungsrechtlichen Vorschriften zu beachten.

Installationsschichte in Stinderbauart mit beidseitiger Beplankung nach DIN 4102-4*
bzw. gemaR allgemeinem bauaufsichtlichen Priifzeugnis nach DIN 4102-22

Der Installationsschacht muss aus einer Stahlunterkonstruktion bestehen,

a) die beidseitig mit jeweils zwei mindestens > 12,5mm dicken, nichtbrennbaren’
Gipskarton-Feuerschutzplatten (GKF) nach DIN 18180" beplankt sein muss. Der Aufbau
der |Installationsschachtwand muss im Ubrigen den Bestimmungen der Norm
DIN 4102-4* fir Wande aus Gipskarton-Bauplatten mit Standern und Riegeln aus Stahl-
blech und doppelter Beplankung aus Gipskarton- Feuerschutzplatten nach Tabelle 48
mindestens der Feuerwiderstandsklasse F 90-A entsprechen.

Die Installationsschachtwand muss mindestens 100 mm dick sein.

oder

b) die beidseitig mit nichtbrennbaren’ Bauplatten beplankt sein muss.

Der Aufbau der Installationsschachtwande muss den Bestimmungen der nach Anlage 11,

Tabelle 1, genannten allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisse fir Wande der
Feuerwiderstandsklasse F 90 bzw. F 120 entsprechen.

Im Anschlussbereich zwischen dem Rahmen des Revisionsabschlusses und der angrenzen-
den Installationsschachtwand missen verstarkte Stander- und Riegelprofile mit einer Min-

DIN 4103-1:1984-07 Nichttragende innere Trennwande; Anforderungen, Nachweise
DIN 18180:2007-01 Gipsplatten; Arten, Anforderungen

1.6.55-6/13
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destwandungsdicke von 2 mm Uber die gesamte Wandhohe in die Installationsschachtwand
eingebaut werden. Die verstarkten Stander- und Riegelprofile sind unter Verwendung von
geeigneten Befestigungsmitteln - gemall den statischen Erfordernissen - kraftschlissig
miteinander zu verbinden und an den oben und unten angrenzenden Massivbauteilen zu
befestigen.

Die verstarkten Profile sind in der Offnungslaibung vierseitig umlaufend mit mindestens
20 mm dicken Streifen aus nichtbrennbaren' Gipskarton-Feuerschutzplatten (GKF) nach
DIN 18180 zu bekleiden (s. Anlagen 3, 4, 6 und 7).

3.23 Installationsschidchte aus Wanden mit einseitiger Beplankung in der Bauart geman
allgemeinem bauaufsichtlichen Priifzeugnis nach DIN 4102-2*

3.2.3.1 Der Installationsschacht muss im Wesentlichen aus senkrecht angeordneten Metallstandern
mit einer einseitigen Beplankung

a) aus jeweils zwei = 20 mm bzw. 25 mm dicken, nichtbrennbaren' Bauplatten bestehen.

Der Aufbau der Installationsschachtwande muss den Bestimmungen der nach Anlage 12,
Tabelle 2, genannten allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisse fir Wande der
Feuerwiderstandsklasse F 90 entsprechen.

oder
b) aus jeweils drei = 12,5 mm bzw. 15 mm dicken, nichtbrennbaren’ Bauplatten bestehen.

Der Aufbau der Installationsschachtwande muss den Bestimmungen der nach Anlage 12,
Tabelle 3, genannten allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisse fir Wande der
Feuerwiderstandsklasse F 90 entsprechen.

3.2.3.2 Im Anschlussbereich zwischen dem Rahmen des Revisionsabschlusses und der angrenzen-
den Installationsschachtwand muissen vierseitig umlaufend jeweils zwei Stander- und
Riegelprofile (UA-Profil 50x40x2 und UW-Profil 50x40x0,6) in die Installationsschachtwand
eingebaut werden. Die jeweils zwei Standerprofile im seitlichen Anschlussbereich des
Revisionsabschlusses missen ungestolen vom Boden bis zur Decke durchgehen
(s. Anlagen 5 und 8).

Die Stander- und Riegelprofile sind unter Verwendung von geeigneten Befestigungsmitteln
- gemaR den statischen Erfordernissen - kraftschlissig miteinander zu verbinden und an den
oben und unten angrenzenden Massivbauteilen zu befestigen.

Die Profile sind in der Offnungslaibung dreiseitig umlaufend mit mindestens 12,5 mm bzw.
20 mm dicken Streifen aus nichtbrennbaren’ Gipskarton-Feuerschutz-platten (GKF) nach
DIN 18180 doppelt zu bekleiden (s. Anlagen 5 und 8).

3.24 Anschluss an bekleidete Stahlstiitzen (als Bestandteil von Installationsschacht-
waénden)

Der Revisionsabschluss darf an bekleidete Stahlstiitzen anschlie3en, die

a) mindestens in die Feuerwiderstandsklasse F 90-A nach DIN 4102-4*, Tab. 95, eingestuft
sind. Die Stahlstitzen mussen umlaufend mit jeweils drei = 15 mm dicken, nichtbrenn-
baren' Gipskarton-Feuerschutzplatten (GKF) nach DIN 18180 bekleidet sein.

b) mindestens in die Feuerwiderstandsklasse F 90-A nach DIN 4102-2? gemé&R allgemeinem
bauaufsichtlichen Priifzeugnis Nr. P-3514/0509 BS vom 03.08.2007, verlangert in der
Geltungsdauer durch Bescheid vom 11.09.2012, eingestuft sind.

Die Stahlstutzen mussen —in Abhangigkeit des U/A-Werts - umlaufend mit mindestens
220 mm dicken, nichtbrennbaren'  Gipskarton-Feuerschutzplatten (GKF)  nach
DIN 18180 bekleidet sein.

3.25 Bestimmungen fiir den Einbau bzw. den Anschluss des Rahmens des

Revisionsabschlusses

3.2.5.1 Der Rahmen des Revisionsabschlusses ist in der Revisionsoffnung auszurichten und im

Bereich der Drehanker, die in die Profilierung des Rahmens geklemmt sind, mit nichtbrenn-

baren Bauplatten gemaf Abschnitt 2.1.1.7 zu unterfiittern. Der Rahmen wird Uber die Dreh-

Z4117.13 1.6.55-6/13
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anker an den Stahlprofilen der Installationsschachtwand bzw. den bekleideten Stahlstiitzen
befestigt. Die Befestigung muss unter Verwendung von geeigneten Befestigungsmitteln nach
Abschnit 2.1.1.7 in Abstadnden gemaf Anlage 2 erfolgen.

Der Rahmen und die verstarkten Profile der Installationsschachtwand sind in der Bauteil6ff-
nung und auf der Schachtinnenseite umlaufend mit jeweils zwei mindestens 20 mm dicken
Streifen aus Gipskarton-Feuerschutzplatten (GKF) nach DIN 18180" zu bekleiden. Die
Befestigung der Streifen muss unter Verwendung von geeigneten Befestigungsmitteln, z. B.
Schnellbauschrauben 3,9 mm x 90 mm, in Abstdnden <250 mm - jedoch mit mindestens
zwei Schrauben je Rahmenseite - erfolgen.

Der Einbau der Revisionsabschlisse muss gemafR den Anlagen 3 bis 8 erfolgen.

Der Anschluss an mit nichtbrennbaren Bauplatten bekleidete Stahlstiitzen muss geman
Anlage 9 erfolgen.

Korrosionsschutz

Es gelten die Festlegungen in den Technischen Baubestimmungen (z. B. DIN 18800-7"
oder DIN EN 1090-3" und DASt-Richtlinie 022'°) sowie die Bestimmungen in der allgemei-
nen bauaufsichtlichen Zulassung Nr. Z-30.3-6. Sofern darin nichts anderes festgelegt ist,
sind nach dem Zusammenbau nicht mehr zugangliche metallische Teile der Konstruktion mit
einem dauerhaften Korrosionsschutz zu versehen; nach dem Zusammenbau zugangliche
metallische Teile sind zundchst mit einem ab Liefertermin fir mindestens noch drei Monate
wirksamen Grundschutz zu versehen.

Bestimmungen fiir die Fugenausbildung

Die maximale Breite der Fugen zwischen dem Rahmen des Revisionsabschlusses und der
Revisionséffnung muss den Angaben der Anlagen 3 bis 9 entsprechen.

Alle Fugen zwischen dem Rahmen des Revisionsabschlusses bzw. der umlaufenden Beklei-
dung aus Gipskarton-Feuerschutzplatten (GKF) und den angrenzenden Installations-
schachtwanden sind umlaufend und vollstandig mit nichtbrennbaren’ Baustoffen, z. B. mit
einem Gipsspachtel, auszufiillen.

Ubereinstimmungsbestitigung fiir den Einbau des Revisionsabschlusses

Der Unternehmer (Errichter), der den Revisionsabschluss/die Revisionsabschlisse (Zulas-
sungsgegenstand) eingebaut hat, muss fir jedes Bauvorhaben eine Ubereinstimmungs-
bestatigung ausstellen, mit der er bescheinigt, dass der/die von ihm eingebaute(n) Revisi-
onsabschluss/Revisionsabschliisse den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsicht-
lichen Zulassung, insbesondere Abschnitt 3, entspricht/entsprechen (ein Muster fir diese
Bestatigung s. Anlage 13). Diese Bestatigung ist dem Bauherrn zur ggf. erforderlichen
Weiterleitung an die zustandige Bauaufsichtsbehérde auszuhandigen.

Bestimmungen fiir Nutzung, Unterhalt und Wartung

Nutzung

Der Revisionsabschluss ist mit einem Verschluss nach Abschnitt 2.1.1.4 ausgestattet, um
ein unbefugtes Offnen zu verhindern.

Der Revisionsabschluss ist standig geschlossen und verriegelt zu halten, wobei der Riegel
2-tourig ausgefahren sein muss. Er darf nur zum Zwecke von Revisionsarbeiten geoffnet
werden.

Der Hersteller des Revisionsabschlusses hat den Bauherrn schriftlich darauf hinzuweisen,
dass der Revisionsabschluss nur im geschlossenen Zustand die Anforderungen der Feuer-

DIN 18800-7:2008-11 Stahlbauten — Teil 7: Ausfihrung und Herstellerqualifikation

DIN EN 1090-3:2008-09 Ausfiihrung von Stahltragwerken und Aluminiumtragwerken — Teil 3: Technische
Regeln fur die Ausfuihrung von Aluminiumtragwerken

DASt- Richtlinie 022:2009-08 Vertrieb: Stahlbau Verlags- und Service GmbH, Diusseldorf

1.6.55-6/13
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4.2

widerstandsfahigkeit erfillt. Der Betreiber ist vom Bauherrn schriftlich tber diese Forderung
zu unterrichten,

Unterhalt und Wartung

Die Feuerwiderstandsfahigkeit des Revisionsabschlusses ist auf die Dauer nur sicher-
gestellt, wenn der Revisionsabschluss stets in einem mit dieser allgemeinen bauaufsicht-
lichen Zulassung konformen Zustand gehalten wird (keine mechanischen Beschadigungen;
keine Verschmutzung; Instandhaltung). Der Hersteller des Revisionsabschlusses hat den
Bauherrn schriftlich darauf hinzuweisen. Der Betreiber ist vom Bauherrn schriftlich ber
diese Forderung zu unterrichten.

Prof. Gunter Hoppe Beglaubigt
Abteilungsleiter

Z4117.13
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BRM
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- GroRenverhéltnis Fligel Héhe / Breite: H 2 B

BRM

Rahmen-
BaurichtmaBi Rahmenaussenman lichte Offnung breite

Typ BRM (mm) RAM (mm}) LO (mm) Z{mm)

Breite B Hohe H Breite B Hohe H Breite B Hohe H Breite B

von/bis von/bis von/bis von/bis von/bis von/bis von/bis

PRICDOOR 390/870 390/2120 370/850 370/2100 278/767 287/2017 55
ETXA 90
Feuerwiderstandsfahiger Revisionsadffnungsverschiuss "PRIODOOR ETX-A 90" Anlage 1

Ubersichtszeichnung
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Befestigung mittels:
VV Drehanker

< 345

L

< 395

L < 360 L < 395

< 395

< 395

Anzahl der Ankerpunkte abhénig von der Héhe und Breite

< 80

L
L?S

< 395

< 395

Ls 180 | < 180L

< 395

< 395

Q
o)
vi

l

N
o
N~

Scharniere

Anzahl Ankerpunkte Breite vorvbis Anzahl Ankerpunkte
Héhe vor/bis (linker und rechter {horizontaler Rahmen)
Rahmen) 370 - 505 2
370 - 555 2 506 - 850 3
556 - 950 3
951 - 1345 4
1346 - 1740 5
1741 - 2100 6
Toleranzen nach DIN 2768-m
Feuerwiderstandsfahiger Revisionséffnungsverschiuss "PRIODOOR ETX-A 90" Anlage 2

Anzahl und Lage der Befestigungspunkte
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Feuerwiderstandsfahiger Revisionsadffnungsverschiuss "PRIODOOR ETX-A 90" Anlage 3
Einbau in Installationsschachtwéande nach Abschnitt 3.2.2, Ausfiihrung a)
-Horizontalschnitt-
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Feuerwiderstandsfahiger Revisionsadffnungsverschiuss "PRIODOOR ETX-A 90" Anlage 4

Einbau in Installationsschachtwéande nach Abschnitt 3.2.2, Ausfiihrung b)
geman Anlage 11, Tabelle 1
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Feuerwiderstandsfahiger Revisionsadffnungsverschiuss "PRIODOOR ETX-A 90"

Anlage 6

Einbau in Installationsschachte nach Abschnitt 3.2.2, Ausfiihrung a),
geman Anlage 11, Tabelle 1
-Vertikalschnitt-
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Feuerwiderstandsfahiger Revisionsadffnungsverschiuss "PRIODOOR ETX-A 90"

Anlage 7
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Einbau in Installationsschéchte nach Abschnitt 3.2.2, Ausfiihrung b)
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Toleranzen nach DIN 2768-m

Feuerwiderstandsfahiger Revisionsaffnungsverschiuss "PRIODOOR ETX-A 90"

Anlage 8

-Vertikalschnitt-

Einbau in Installationsschachte nach Abschnitt 3.2.3, Ausflihrung a) und b),
geman Anlage 12, Tabelle 2und 3
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Defail A

Bekleidete Stahlstiitze F 90-A nach DIN 41024, Tabelle 95, die Bestandteil des
Installationsschachts ist, gem. Abschnitt 3.2.4, Ausflihrung a)
Beplankung min. 3x 15 mm nichtbrennbare Bauplatten

5-15

2 20

2 70

Stahlstiitze und Befestigungen gem. statischen Erfordernissen

Stahlstiitze und Befestigungen gem. statischen Erfordemissen.

a
| R

[EEEEEEERERS FEEE Sl
I_. A A
Am AR R

Bekleidete Stahlstiitze F 80-A nach AbP P-3514/0509, die Bestandteil des
Installationsschachts ist, gem. Abschnitt 3.2.4, Ausfiihrung b)

Beplankung min. 20 mm nichtbrennbare Bauplatten

Lasche 50x5
im Ankerbereich
einschweillen

5-15

2 70

2 20

Gips
(9)

alle Mafle in mm

Toleranzen nach DIN 2768-m

Feuerwiderstandsfahiger Revisions&ffnungsverschluss "PRIODOOR ETX-A 90"

Anschluss an bekleidete Stahlstiitze gem. Abschnitt 3.2.4 (Bestandteil des
Installationsschachts)
-Horizontalschnitt-

Anlage 9
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4 DIBt
Bautechnik

POS. Positionsliste
1 Dammschichtbildender Baustoff
2 Dichtung
3 Drehanker
4 Unterlegmaterial
5.1 Schnellbauschraube 3,9 x 90, a <250 mm
5.2 Schnellbauschraube 3,9 x 45, a gem. Anlage 2
6.1 Senkschraube 4,5x35 St, Senkschraube M5x8 St
6.2 geeignetes Befestigungsmittel gem. statischer Erfordernis
7 Rahmen
8 Installationsschacht
8.1 Stander- und Riegelprofil geman Anlagen 11 und 12

8.1.1 U-Wandprofil UW50 50x40x0,6mm

Beplankung aus = 2x20mm dicken, nichtbrennbaren bauplatten
8.2 (gem. Anlage 12, Tabelle 2) bzw. 12,5/ 15 mm dicken bauplatten
(gem. Anlage 12, Tabelle 3)
8.3 Beplankung aus = 2x12,5mm dicken, nichtbrennbaren GKF-Platten
) nach DIN 18180
8.4 Beplankung und ggf. Dammung ( gem. Anlage 11, Tabelle 1)
9 Bekleidung aus = 20 mm dicken, nichtbrennbaren Bauplatten
Die Materialangaben und weitere Einzelheiten zu den Bauprodukten sind beim
Deutschen Institut fiir Bautechnik hinterlegt.
Feuerwiderstandsfahiger Revisionséffnungsverschiuss "PRIODOOR ETX-A 90" Anlage 10
Positionsliste

Z21394.14
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Tabelle 1

Installationsschachte der Feuerwiderstandsklasse | 90-A nach DIN 4102-4 aus Wanden in der

Die Eignung des feuerwiderstandsfahigen Revisionsabschlusses nach dieser allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung zur Erfiillung der Anforderungen des Brandschutzes ist in Verbindung mit den in den nachfolgen-
den Tabellen aufgelisteten Wanden nachgewiesen. Bei der Verwendung sind ggf. die bauordnungsrecht-
lichen Vorschriften zu beachten.

Bauart von Trennwanden in Sténderbauart mit beidseitiger Beplankung der u. g.

Feuerwiderstandsklassen nach DIN 4102-2 gemal allgemeinem bauaufsichtlichen Priifzeugnis

Profile: Wandungsdicke = 2 mm
Lfd. Nr. | Allgemeines bauaufsichtliches Priifzeugnis gemal ABP in der | Dicke
Bauart
1 Nr. P-3024/646/09-MPA BS vom 26.01.2010 F 120 =138 mm
2 Nr. P-3310/563/07-MPA BS vom 25.09.2007, verlangert in F 90 =90 mm
der Geltungsdauer durch Bescheid vom 25.09.2012
3 Nr. P-3364/2549-MPA BS vom 01.03.2005, verlangert in F 90 =111 mm
der Geltungsdauer durch Bescheid vom 07.12.2010
4 Nr. P-3365/2559-MPA BS vom 28.06.2994, verlangert in F 90 =110 mm
der Geltungsdauer durch Bescheide vom 10.08.2009,
16.12.2009 und 08.12.2010
Nr. P-3730/2669-MPA BS vom 20.04.2010 F 90 =100 mm
Nr. P-MPA-E-98-099 vom 25.01.2010 F 90 290 mm
Nr. P-11-003478-PR01-ift vom 15.06.2012 F 90 =100 mm
Feuerwiderstandsfahiger Revisionsoffnungsverschluss "PRIODOOR ETX-A 90"
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Tabelle 2 Installationsschachte der Feuerwiderstandsklasse | 90-A nach DIN 4102-4 aus Wa&nden in der
Bauart von Trennwanden in Standerbauart mit einseitiger Beplankung aus nichtbrennbaren
Bauplatten nach DIN 4102-2 gemaf allgemeinem bauaufsichtlichen Prifzeugnis
Profile: Tiefe 50 mm, Wandungsdicke =2 2 mm
Beplankung:  zwei =2 20 mm bzw. 25 mm dicke, nichtbrennbare Bauplatten

Lfd. Nr. | Allgemeines bauaufsichtliches Priifzeugnis gemal ABP in der | Dicke
Bauart

8 Nr. P-3078/0689-MPA BS vom 24.03.2004, erganzt und F 90 =100 mm
verlangert in der Geltungsdauer durch Bescheide vom
04.01.2010 und 24.08.2010

9 Nr. P-3079/0699-MPA BS vom 24.03.2004, erganzt und F 90 =90 mm
verlangert in der Geltungsdauer durch Bescheide vom
04.01.2010 und 23.08.2010

10 Nr. P-3216/2068-MPA BS vom 03.03.2008, verlangert in F 90 =90 mm
der Geltungsdauer durch Bescheid vom 14.02.2013

11 Nr. P-3254/1449-MPA BS vom 20.04.2005, ergéanzt und F 90 =90 mm
verlangert in der Geltungsdauer durch Bescheid vom
24.08.2010

12 Nr. P-3910/5980-MPA BS vom 24.11.2005, geéandert und F 90 =90 mm
verlangert in der Geltungsdauer durch Bescheid vom
09.11.2010

13 Nr. P-3914/1672-MPA BS vom 24.11.20034, erganzt und F 90 =90 mm
verlangert in der Geltungsdauer durch Bescheide vom
11.12.2009 und 23.08.2010

14 Nr. P-3969/2222-MPA BS vom 06.02.2003, geandert, F 90 =100 mm
erganzt und verlangert in der Geltungsdauer durch
Bescheide vom 19.12.2005, 24.03.2009, 06.08.2009,
04.01.2010 und 24.08.2010

15 Nr. P-SAC 02/111-213 vom 17.04.2007, verlangert in der F 90 =100 mm
Geltungsdauer durch Bescheid vom 17.04.2012

Tabelle 3 Installationsschachte der Feuerwiderstandsklasse | 90-A nach DIN 4102-4 aus Wanden in der
Bauart von Trennwanden in Standerbauart mit einseitiger Beplankung nach DIN 4102-2 gemaf
allgemeinem bauaufsichtlichen Priifzeugnis
Profile : Tiefe 50 mm, Wandungsdicke =2 mm
Lfd. Nr. | Allgemeines bauaufsichtliches Priifzeugnis gemal ABP in der | Dicke
Bauart

16 Nr. P-3316/0821-MPA BS vom 16.01.2008, verlangert in F 90 =90 mm
der Geltungsdauer durch Bescheid vom 19.03.2013
Beplankung: 15 mm + 2x12,5 mm Fermacell-
Gipsfaserplatte

17 Nr. P-11-003478-PR01-ift vom 15.06.2012 F 90 =95 mm
Beplankung: 3x15 mm GKF

Feuerwiderstandsfahiger Revisionsoffnungsverschluss "PRIODOOR ETX-A 90"

Installationsschachte aus Wanden in der Bauart von Trennwanden in Standerbauart mit
einseitiger Beplankung
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