Elektronische Kopie der abZ des DIBt: Z-7.4-3177

Deutsches
Institut

far
Bautechnik

Zulassungsstelle fiir Bauprodukte und Bauarten
Bautechnisches Priiffamt

Eine vom Bund und den Landern

gemeinsam getragene Anstalt des 6ffentlichen Rechts

Al Igemel ne Mitglied der EOTA, der UEAtc und der WFTAO

bauaufsichtliche

Zulassung Datum: Geschiéftszeichen:
13.03.2014 111 51-1.7.4-50/13

Zulassungsnummer: Geltungsdauer

2-7.4-3177 vom: 1. Januar 2014

bis: 1. Januar 2019
Antragsteller:
Bernhard Poll GmbH
HauptstralRe 157
26892 Doérpen/Ems

Zulassungsgegenstand:
AuBenschale aus Porenbeton T450 L,90 zur Herstellung dreischaliger Abgasanlagen

Der oben genannte Zulassungsgegenstand wird hiermit allgemein bauaufsichtlich zugelassen.
Diese allgemeine bauaufsichtliche Zulassung umfasst finf Seiten und drei Anlagen.

Diese allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Nr. Z-7.4-3177 vom 26. Mai 2004 , verlangert durch Bescheid vom 29. Juli 2009.
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ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit
des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

Sofern in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Anforderungen an die besondere
Sachkunde und Erfahrung der mit der Herstellung von Bauprodukten und Bauarten betrau-
ten Personen nach den § 17 Abs. 5 Musterbauordnung entsprechenden Landerregelungen
gestellt werden, ist zu beachten, dass diese Sachkunde und Erfahrung auch durch gleich-
wertige Nachweise anderer Mitgliedstaaten der Europaischen Union belegt werden kann.
Dies gilt ggf. auch fir im Rahmen des Abkommens (iber den Europaischen Wirtschaftsraum
(EWR) oder anderer bilateraler Abkommen vorgelegte gleichwertige Nachweise.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die fir die Durchfiihrung von Bau-
vorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigun-
gen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbeson-
dere privater Schutzrechte, erteilt.

Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter gehen-
der Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", dem Verwender bzw. Anwender des
Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfi-
gung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung an
der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behdrden
Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfligung zu stellen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollstandig vervielfaltigt werden. Eine
auszugsweise Veroffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fiir Bautech-
nik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dirfen der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung nicht widersprechen. Ubersetzungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulas-
sung missen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fir Bautechnik nicht geprifte Uber-
setzung der deutschen Originalfassung" enthalten.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung kénnen nachtraglich ergdnzt und geéandert
werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.
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| BESONDERE BESTIMMUNGEN
1 Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

Zulassungsgegenstand ist die Aulenschale aus Porenbeton mit der Produktklassifizierung
T450 L,90" bestehend aus werkmaRig gefertigten Formstiicken.

Die AuRenschale aus Porenbeton ist zur Herstellung von dreischaligen Abgasanlagen ent-
sprechend DIN V 18160-1:2006-012 bestimmt.

Zur Erfullung der Feuerwiderstandsdauer sind die mit den AufRenschalenelementen errichte-
ten Abgasanlagen immer mit Innenschalen und einer Dammstoffschicht aus zugelassenen
Dammeschalen fiir Abgasanlagen zwischen Innen- und AufRenschale von mindestens 25 mm
auszufiihren. Bei einer Anwendung mit Innenschalen fiir Uberdruck ist die Innenschale zu
hinterlGften.

2 Bestimmungen fiir die AuBenschale

21 Eigenschaften und Zusammensetzung
Die AuRenschale besteht aus werkmaRig gefertigten Formstiicken mit verschiedenen Form-

stiickhdhen, die mit einem Versetzmittel verklebt werden. Sie darf nur mit mindestens 25 mm
dicken, gedammten Innenschalen verwendet werden.

211 Formstiicke fiir die AuBenschale
Die Formstiicke bestehen aus Porenbetonplatten nach DIN 4166:1997-10°, die im Werk des
Antragstellers mit einem Versetzmittel verklebt werden (Modulschacht). Die Formstiicke
missen frei von Rissen sein und der Rohdichteklasse 0,6 (mittlere Rohdichte
0,55- 0,60 kg/dm®) nach DIN 4166:1997-10 entsprechen. Die Biegezugfestigkeit betragt
mindestens 0,4 N/mm?. Fir die Prufung der Rohdichte und der Biegezugfestigkeit gelten die
Abschnitte 7.2 und 7.3 der vorgenannten Norm.
Die Wangendicke betragt mindestens 50 mm; die ibrigen MalRe miissen den Angaben der
Anlage 1 bis 3 entsprechen.

21.2 Versetzmittel
Zum Verkleben der Formstliicke zu einer AuRenschale der ausgefihrten Anlage und zum

Verkleben der Porenbetonplatten im Werk ist Moértel der Gruppe Il oder Illa oder ein Dinn-
bettmértel nach DIN 1053-1* zu verwenden.

2.2 Herstellung und Kennzeichnung
221 Herstellung

Die Formstulicke sind werkmaRig herzustellen.
222 Kennzeichnung

Die Formstiicke/ der Lieferschein/ die Verpackung oder der Beipackzettel der Formstiicke
missen vom Hersteller mit den Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) mit Angabe der
Produktklassifizierung T450 L,90" nach den Ubereinstimmungszeichen-Verordnungen der
Lander gekennzeichnet werden. Die Kennzeichnung mit dem U-Zeichen darf nur erfolgen,
wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 2.3 erfullt sind.

La90 Kennzeichnung des Feuerwiderstands von Abgasanlagen nach DIN 18160-60:
2014-02 Abgasanlagen - Teil 60: Nachweise fir das Brandverhalten von Abgas-
anlagen und Bauteilen von Abgasanlagen - Begriffe, Anforderungen und Priifungen
(mit thermischer Vorbehandlung)

2 DIN 18 160:2006-01 Abgasanlagen- Teil1: Planung und Ausfiihrung
3 DIN 4166:1997-10 Porenbeton-Bauplatten und Porenbeton-Planbauplatten
4 DIN 1053-1:1996-11 Mauerwerk- Teil 1: Berechnung und Ausfiihrung
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Ubereinstimmungsnachweis
Allgemeines

Die Bestatigung der Ubereinstimmung der Bauteile mit den Bestimmungen dieser allgemei-
nen bauaufsichtlichen Zulassung muss fir das Herstellwerk mit einer Ubereinstimmungs-
erklarung des Herstellers auf der Grundlage einer Erstprifung durch den Hersteller und
einer werkseigenen Produktionskontrolle erfolgen.

Werkseigene Produktionskontrolle

In dem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durchzu-
fuhren. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzunehmende
kontinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicherstellt, dass die
von ihm hergestellten Bauprodukte den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung entsprechen. Sie muss mindestens die folgenden Priifungen beinhalten:

Tabelle 1: Umfang der werkseigenen Produktionskontrolle

Abschnitt | Bauteil Eigenschaft Haufigkeit Grundlage
211 Formstiicke fir die | Ubereinstimmungs- bei jeder Liefe- | DIN 4166
AulRenschale zeichen rung

Rohdichte und Biege-

zugfestigkeit

Abmessungen einmal téglich | Anlage 1 bis 3
21.2 Versetzmittel Ubereinstimmungs- bei jeder Liefe- | DIN 1053-1

zeichen rung

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und auszu-
werten. Die Aufzeichnungen mussen mindestens folgende Angaben enthalten:

— Bezeichnung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials und der Bestandteile
— Art der Kontrolle oder Priifung

— Datum der Herstellung und der Prifung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials
oder der Bestandteile

— Ergebnis der Kontrollen und Prifungen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den Anfor-
derungen

— Unterschrift des fur die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen

Die Aufzeichnungen sind mindestens funf Jahre aufzubewahren. Sie sind dem Deutschen
Institut fir Bautechnik und der zustandigen obersten Bauaufsichtsbehdrde auf Verlangen
vorzulegen.

Bei ungenliigendem Priifergebnis sind vom Hersteller unverziiglich die erforderlichen Malf3-
nahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Bauprodukte, die den Anforderungen nicht
entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit tUbereinstimmenden ausge-
schlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch mdéglich und zum
Nachweis der Mangelbeseitigung erforderlich - die betreffende Prifung unverzuglich zu
wiederholen.

Bestimmungen fiir Entwurf und Bemessung

Fir den Entwurf und die Bemessung mehrschaliger Montageabgasanlagen gelten die
Bestimmungen von DIN V 18160-1:2006-01, Abschnitte 5 bis 13.
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Ausfiihrung

Es gelten die Versetz- und Montageanleitungen des Herstellers in Verbindung mit den
Bestimmungen der DIN V 18160 1:2006-01.

Die AulRenschale fur Abgasanlagen darf nur durch geschultes Personal versetzt werden.

Die Schachtelemente dirfen innerhalb und auBerhalb von Gebauden errichtet werden; die
Oberflachen der Schachtelemente sind entsprechend DIN V 18160:2006-012, Abschnitt 6.11
gegen Witterungseinflisse zu schitzen.

Rudolf Kersten Beglaubigt
Referatsleiter

Z76743.13
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Spanplattenschrauben
6,0x100mm

zur Fixierung der mit
Kleber versehenen Platten

ca. 30cm

(-]
o

Kleber als Verbundmittel
zum Versetzen von
Einzelschachten

alle StéBe
werden

/geklebt

Kleber= z.B. Elementkleber F der Firma Alsecco

Einzelschacht besteht aus platten, die an den StofBflachen
miteinander verklebt sind.

Aussenschale aus Porenbeton L90

Verbindung

Anlage 1
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Anlage 3

Aussenschale aus Porenbeton L90
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