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ausstellt
Handelsname des Bauprodukts UIP Deckennagel MDN-IV
Produktfamilie, Metalldubel aus galvanisch verzinktem und
zu der das Bauprodukt gehort nichtrostendem Stahl fur die Verwendung als
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Beton
Hersteller UIP GmbH & Co. KG
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DEUTSCHLAND
Herstellungsbetrieb UIP GmbH & Co. KG, Werk 1
Diese Europaische Technische Bewertung 8 Seiten, davon 3 Anhénge, die fester Bestandteil dieser
enthalt Bewertung sind.
Diese Europaische Technische Bewertung Leitlinie fir die européisch technische Zulassung fur
wird gemalf der Verordnung (EU) "Metalldibel zur Verankerung im Beton" ETAG 001 Teil 6:
Nr. 305/2011 auf der Grundlage von "Dubel fiir die Verwendung als Mehrfachbefestigung von

nichttragenden Systemen", Fassung August 2010,
verwendet als Européisches Bewertungsdokument (EAD)
gemal Artikel 66 Absatz 3 der Verordnung (EU)

Nr. 305/2011, ausgestellt.
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Die Europaische Technische Bewertung wird von der Technischen Bewertungsstelle in ihrer
Amtssprache ausgestellt. Ubersetzungen dieser Européischen Technischen Bewertung in andere
Sprachen mussen dem Original vollstandig entsprechen und missen als solche gekennzeichnet sein.

Diese Europaische Technische Bewertung darf, auch bei elektronischer Ubermittlung, nur vollstandig und
ungekirzt wiedergegeben werden. Nur mit schrifticher Zustimmung der ausstellenden Technischen
Bewertungsstelle kann eine teilweise Wiedergabe erfolgen. Jede teilweise Wiedergabe ist als solche zu
kennzeichnen.

Die ausstellende Technische Bewertungsstelle kann diese Europédische Technische Bewertung
widerrufen, insbesondere nach Unterrichtung durch die Kommission gemafd Artikel 25 Absatz 3 der
Verordnung (EU) Nr. 305/2011.
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Besonderer Teil
1 Technische Beschreibung des Produkts

Der UIP Deckennagel MDN-1V in den GréRen 6x45, 6x50 und 6x72 ist ein Dibel aus galvanisch
verzinktem (MDN-IV-SZ) oder nichtrostendem Stahl (MDN-1V-A4, MDN-IV-HCR), der in ein
Bohrloch gesetzt und durch Aufbringen der Belastung verankert wird.

Produkt und Produktbeschreibung sind in Anhang A dargestellit.

2 Spezifizierung des Verwendungszwecks gemaR dem anwendbaren Europaischen
Bewertungsdokument

Von den Leistungen in Abschnitt3 kann nur ausgegangen werden, wenn der Dubel
entsprechend den Angaben und unter den Randbedingungen nach Anhang B verwendet wird.
Die Prif- und Bewertungsmethoden, die dieser Europaischen Technischen Bewertung zu
Grunde liegen, fuhren zur Annahme einer Nutzungsdauer des Dibels von 50 Jahren. Die
Angabe der Nutzungsdauer kann nicht als Garantie des Herstellers verstanden werden,
sondern ist lediglich ein Hilfsmittel zur Auswahl des richtigen Produkts in Bezug auf die
angenommene wirtschaftlich angemessene Nutzungsdauer des Bauwerks.

3 Leistung des Produkts und Angaben der Methoden ihrer Bewertung

3.1 Mechanische Festigkeit und Standsicherheit (BWR 1)

Die wesentlichen Merkmale bezuglich mechanischer Festigkeit und Standsicherheit sind unter
der Grundanforderung Sicherheit bei der Nutzung erfasst.

3.2 Brandschutz (BWR 2)
Wesentliches Merkmal Leistung
Brandverhalten Der Dubel erfullt die Anforderungen
der Klasse Al
Feuerwiderstand Siehe Anhang C 1
3.3 Sicherheit bei der Nutzung (BWR 4)
Wesentliches Merkmal Leistung
Charakteristische Werte des Widerstandes im Beton | Siehe Anhang C 1
Rand- und Achsabstande Siehe Anhang C 1
4 Angewandtes System zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestandigkeit mit

der Angabe der Rechtsgrundlage

GemalR der Leitlinie fur die europaische technische Zulassung ETAG 001, April 2013 verwendet
als Européaisches Bewertungsdokument (EAD) gemal Artikel 66 Absatz 3 der Verordnung (EU)
Nr. 305/2011 gilt folgende Rechtsgrundlage: [97/161/EG].

Folgendes System ist anzuwenden: 2+
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Fur die Durchfiihrung des Systems zur Bewertung und Uberpriifung der
Leistungsbestandigkeit erforderliche technische Einzelheiten gemaR anwendbarem
Européischen Bewertungsdokument

Technische Einzelheiten, die far die Durchfuhrung des Systems zur Bewertung und
Uberprifung der Leistungsbestandigkeit notwendig sind, sind Bestandteil des Prufplans, der
beim Deutschen Institut fir Bautechnik hinterlegt ist.

Ausgestellt in Berlin am 22. September 2015 vom Deutschen Institut fir Bautechnik

Andreas Kummerow Beglaubigt
i. V. Abteilungsleiter
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Tabelle A1: Dilbelabmessungen, Kennzeichnung und Material
MND-IV 6 x 45 6 x 50 6x72

Kennzeichnung / Pragung

MDN-IV 6/5 | MDN-IV6/10 | MDN-IV 6/32

Dubellange

L [mm] 45 50 72

MDN-IV-SZ, Stahl verzinkt

H340LAD Z100 / HX420LAD 2100

MDN-IV-A4, nichtrostender Stahl

1.4404 / 1.4571

MDN-IV-HCR, hochkorrosionbestandiger Stahl 1.4529

MDN-IV-SZ, MDN-IV-A4, MDN-IV-HCR

Produktbeschreibung

Einbauzustand, Dibeltypen, Abmessungen und Materialien

Anhang A 1
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Spezifikation des Verwendungszwecks

Beanspruchung der Verankerung:

+ Statische und quasi-statische Belastung,
+  Verwendung fir die Mehrfachbefestigung nichttragender Systeme nach ETAG 001, Teil 6,
+  Verwendung fiir Verankerungen, an die Anforderungen an die Feuerwiderstandsdauer gestellt werden.

Verankerungsgrund:

+ Bewehrter oder unbewehrter Normalbeton nach EN 206-1:2000-12
+  Festigkeitsklasse C20/25 bis C50/60 nach EN 206-1:2000-12
+ Gerissener und ungerissener Beton

Anwendungsbedingungen (Umweltbedingungen):

+ Bauteile unter den Bedingungen trockener Innenraume (alle Dubeltypen),

+ Bauteile im Freien (einschlieRlich Industrieatmosphéare und Meeresnéhe) und in Feuchtraumen, wenn keine
besonders aggressiven Bedingungen vorliegen (Diibel aus nichtrostendem und hochkorrosionsbestandigem
Stahl),

+ Bauteile unter den Bedingungen besonders aggressiver Bedingungen (Dubel nur aus hochkorrosionsbestan-
digem Stahl).

Besonders Aggressive Bedingungen sind z.B. stéandiges, abwechselndes Eintauchen in Seewasser oder der
Bereich der Spritzzone von Seewasser, chlorhaltige Atmosphére in Schwimmbadhallen oder Atmosphéare mit
extremer chemischer Verschmutzung (z.B. bei Rauchgas-Entschwefelungsanlagen oder Strafentunneln, in
denen Enteisungsmittel verwendet werden).

Bemessung:

+ Die Bemessung der Verankerungen erfolgt unter der Verantwortung eines auf dem Gebiet der Verankerungen
und des Betonbaus erfahrenen Ingenieurs.

+ Es sind prifbare Berechnungen und Konstruktionszeichnungen unter Berlicksichtigung der zu verankernden
Lasten, der Art und Festigkeit des Verankerungsgrundes, der Bauteilabmessungen und Toleranzen anzuferti-
gen. Die Position der Dubel ist in den Konstruktionszeichnungen anzugeben (z.B. Lage der Diibel zur Beweh-
rung oder zu Auflagern usw.).

+ Die Bemessung der Verankerungen flr statische oder quasi-statische Belastung erfolgt geman:

- ETAG 001, Anhang C, Fassung August 2010.

+ Die Bemessung der Verankerungen bei Brandbeanspruchung erfolgt geman:
- EOTA Technical Report TR 020, Fassung Mai 2004.

Einbau:

+ Bohrlocherstellung durch Hammerbohren,
+ Einbau des Dubels durch entsprechend geschultes Personal und unter der Aufsicht des Bauleiters,
+ Der Dubel darf nur einmal verwendet werden.

MDN-IV-SZ, MDN-IV-A4, MDN-IV-HCR

Verwendungszweck Anhang B 1
Spezifikationen
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Tabelle B1: Montagekennwerte
MDN-1V 6 x 45 6 x 50 6x72
Bohrlochdurchmesser do [mm] 6 6 6
Bohrlochtiefe he = [mm] 48 - t5y 53 -ty 75 - tix
Effektive Verankerungstiefe hef = [mm] 32 32 32

\ - flr s > 20mm - - 80
Mindestbauteildicke A mm

' wend! fr ty< 20mm | e | (M 80 80 100
Maximale Anbauteildicke max tiy [mm] 5 10 32
Durchmesser des Durchgangsloches
im Anbautei d< | [mm] 7,5
Montageanweisung:

| _i 2
’% == 'T
Bohren des Reinigen des Sgtzen des  Einschlagen mit oder Einschlagen
Bohrlochs Bohrlochs Diibels durch  ginem Hammer mit einem
das Anbauteil Setzwerkzeug
MDN-IV-SZ, MDN-IV-A4, MDN-IV-HCR
Verwendungszweck Anhang B 2

Montagekennwerte, Rand- und Achsabsténde

Montageanleitung
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Tabelle C1: Charakteristische Widerstande in Beton fiir alle Lastrichtungen ohne Hebelarm
{Bemessung geman ETAG 001, Anhang C, Bemessungsverfahren C)

6 x 45
MDN-IV 6 x50

6x72

. MDN-IV-A4

Alle Lastrichtungen MDN-1V-SZ MDN-IV-HCR
Charakteristischer Widerstand
in Beton C20/25 bis C50/60 Fri | [KN] 3.0 4.0
Teilsicherheitsbeiwert ™ [-] 1,5 2,25
Achsabstand Ser [mm] 200
Randabstand Cer [mm] 100

Tabelle C2: Charakteristische Widerstande unter Brandbeanspruchung in Beton C20/25 bis C50/60
fiir alle Lastrichtungen ohne Hebelarm (Bemessung gema3 EOTA TR 020)

Feuerwiderstands- MDN-IV-A4
klasse MDN-IV MDN-IV-52 MDN-IV-HCR

R 30 0,35 1,0

R 60 Charakteristischer Foor KN 0,25 1,0

R 90 Widerstand RiA [kN] 0,15 0,6

R 120 0,1 0,3
Achsabstand Ser fi [mm] 200
R30-R120 Randabstand " Cer i [mm] 100

" Der Randabstand muss > 300 mm sein, wenn die Brandbeanspruchung von mehr als einer Seite angreift

MDN-IV-SZ, MDN-IV-A4, MDN-IV-HCR

Leistungen

Charakteristischer Widerstand in Beton
Bemessungsverfahren C nach ETAG 001, Anhang C

Anhang C 1
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