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Die Europaische Technische Bewertung wird von der Technischen Bewertungsstelle in ihrer
Amtssprache ausgestellt. Ubersetzungen dieser Européischen Technischen Bewertung in andere
Sprachen miussen dem Original vollstandig entsprechen und missen als solche gekennzeichnet sein.

Diese Europaische Technische Bewertung darf, auch bei elektronischer Ubermittlung, nur vollstandig und
ungekirzt wiedergegeben werden. Nur mit schrifticher Zustimmung der ausstellenden Technischen
Bewertungsstelle kann eine teilweise Wiedergabe erfolgen. Jede teilweise Wiedergabe ist als solche zu
kennzeichnen.

Die ausstellende Technische Bewertungsstelle kann diese Europédische Technische Bewertung
widerrufen, insbesondere nach Unterrichtung durch die Kommission gemaf Artikel 25 Absatz 3 der
Verordnung (EU) Nr. 305/2011.
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Besonderer Teil

1

3.1

3.2

3.3

3.4

728248.15

Technische Beschreibung des Produkts

Das "Injektionssystem IM PURE HX ETA 1 fur Beton" ist ein Verbunddibel, der aus einer
Mortelkartusche mit Injektionsmoértel IM PURE HX ETA 1 und einem Stahlteil besteht. Das
Stahlteil besteht aus einer handelsiiblichen Gewindestange mit Scheibe und Sechskantmutter
in den GréRen M8 bis M30 oder aus einem gerippten Betonstahl mit Durchmesser 8 bis 32 mm.

Das Stahlteil wird in ein mit Injektionsmortel gefulltes Bohrloch gesteckt und durch Verbund
zwischen Stahlteil, Injektionsmortel und Beton verankert.

Die Produktbeschreibung ist in Anhang A angegeben.

Spezifizierung des Verwendungszwecks gemaR dem anwendbaren Europaischen
Bewertungsdokument

Von den Leistungen in Abschnitt 3 kann nur ausgegangen werden, wenn der Dubel
entsprechend den Angaben und Bedingungen nach Anhang B verwendet wird.

Die Prif- und Bewertungsmethoden, die dieser Europdischen Technischen Bewertung zu
Grunde liegen, fuhren zur Annahme einer Nutzungsdauer des Dibels von mindestens 50
Jahren. Die Angabe der Nutzungsdauer kann nicht als Garantie des Herstellers verstanden
werden, sondern ist lediglich ein Hilfsmittel zur Auswahl des richtigen Produkts in Bezug auf die
angenommene wirtschaftlich angemessene Nutzungsdauer des Bauwerks.

Leistung des Produkts und Angaben der Methoden ihrer Bewertung

Mechanische Festigkeit und Standsicherheit (BWR 1)
Wesentliches Merkmal Leistung

Charakteristische Werte fir Bemessung nach TR 029 | Siehe Anhang C 1 bis C6
und TR 045

Charakteristische Werte fir Bemessung nach Siehe Anhang C 7 bis C 12
CEN/TS 1992-4:2009 und TR 045

Verschiebungen unter Zug- und Querbeanspruchung | Siehe Anhang C 13/C 14

Brandschutz (BWR 2)

Wesentliches Merkmal Leistung

Der Dubel erfllt die Anforderungen
der Klasse Al

Feuerwiderstand Leistung nicht bewertet

Brandverhalten

Hygiene, Gesundheit und Umweltschutz (BWR 3)

Beziglich geféahrlicher Stoffe kdnnen die Produkte im Geltungsbereich dieser Europdischen
Technischen Bewertung weiteren Anforderungen unterliegen (z. B. umgesetzte europdische
Gesetzgebung und nationale Rechts- und Verwaltungsvorschriften). Um die Bestimmungen der
Verordnung (EU) Nr. 305/2011 zu erfillen, missen gegebenenfalls diese Anforderungen
ebenfalls eingehalten werden.

Sicherheit bei der Nutzung (BWR 4)

Die wesentlichen Merkmale beziglich Sicherheit bei der Nutzung sind unter der
Grundanforderung Mechanische Festigkeit und Standsicherheit erfasst.

8.06.01-153/15
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35 Schallschutz (BWR 5)
Nicht zutreffend.
3.6 Energieeinsparung und Warmeschutz (BWR 6)
Nicht zutreffend.
3.7 Nachhaltige Nutzung der natirlichen Ressourcen (BWR 7)
Die nachhaltige Nutzung der naturlichen Ressourcen wurde nicht untersucht.
3.8 Allgemeine Aspekte
Der Nachweis der Dauerhaftigkeit ist Bestandteil der Prufung der Wesentlichen Merkmale. Die
Dauerhaftigkeit ist nur sichergestellt, wenn die Angaben zum Verwendungszweck gemaf
Anhang B beachtet werden.
4 Angewandtes System zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestandigkeit mit
der Angabe der Rechtsgrundlage
GemaR Entscheidung der Kommission vom 24. Juni 1996 (96/582/EG) (ABI. L 254 vom
08.10.96, S. 62-65) gilt das System zur Bewertung und Uberprifung der Leistungsbestandigkeit
(AVCP) (siehe Anhang V in Verbindung mit Artikel 65 Absatz 2 der Verordnung (EU)
Nr. 305/2011) entsprechend der folgenden Tabelle.
Produkt Verwendungszweck Stufe oder System
Klasse
zur Verankerung und/oder
Metallanker zur Unterstiitzung tragender
Verwendung in Beton Betonelemente oder schwerer — 1
(hoch belastbar) Bauteile wie Bekleidung und
Unterdecken
5 Fur die Durchfihrung des Systems zur Bewertung und Uberprifung der

Leistungsbestandigkeit erforderliche technische Einzelheiten gemalk anwendbarem
Européaischen Bewertungsdokument

Technische Einzelheiten, die fur die Durchfihrung des Systems zur Bewertung und
Uberprufung der Leistungsbestandigkeit notwendig sind, sind Bestandteil des Prifplans, der
beim Deutschen Institut fur Bautechnik hinterlegt ist.

Ausgestellt in Berlin am 9. Juni 2015 vom Deutschen Institut fir Bautechnik

Andreas Kummerow beglaubigt:
i.V. Abteilungsleiter

728248.15
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Einbauzustand Ankerstange

Markierung
der Setztiefe

ho = het

hmm

Einbauzustand Betonstahl

Markierung
der Setztiefe

ho=hq

hmlﬂ

do = Bohrlochdurchmesser
tix = Dicke des Anbauteils
heg = effektive Setztiefe

he = Bohrlochtiefe

hmn = Mindestbauteildicke

1 LRVHRAN VY

Injektionssystem IM PURE HX ETA 1 fiir Beton

Produktbeschreibung
Einbauzustand

Anlage A 1

Z42434.15
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Injektionsmortel: IM PURE HX ETA 1

Side-by-Side Kartusche
385ml, 444ml, 585ml, 1000ml und 1400ml

g ﬂ a L

Etikett: IM PURE HX ETA 1, Verarbeitungshinweise, Chargennummer, Haltbarkeitsdatum,
Gefahrenbezeichnung, Hartungs- und Verarbeitungszeiten, mit und ohne Kolbenwegsskala

Statikmischer

)BBBBIIIDS

Injektionssystem IM PURE HX ETA 1 fiir Beton

Produktbeschreibung Anlage A 2
Injektionssystem
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Ankerstange M8, M10, M12, M16, M20, M24, M27, M30 mit Unterlegscheibe und Sechskantmutter
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Handelsubliche Gewindestange mit:

- Werkstoff, Abmessungen und mechanische Eigenschaften gemaf Tabelle A1
- Abnahmeprufzeugnis 3.1 gemafl EN 10204:2004

- Markierung der Setztiefe

Betonstahl @ 8, @ 10, @ 12, & 14, & 16, & 20, & 25, & 28, & 32

hef

»l
I"I Vl

\ BHUHUHHHY LRAHHTRLHHANANY

Mindestwerte der bezogenen Rippenflache fg min geman EN 1992-1-1:2004+AC:2010
Die Rippenhéhe muss 0,05d = h = 0,07d betragen
(d: Nenndurchmesser des Stabes; h: Rippenhéhe des Stabes)

Injektionssystem IM PURE HX ETA 1 fiir Beton

Produktbeschreibung Anlage A 3
Ankerstange und Betontahl
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Tabelle A1: Werkstoffe

Teil | Benennung

Material

feuerverzinkt 2 40 pm gemén EN ISO 1461:200

Stahlteile, galvanisch verzinkt 2 5 pum gemaf EN ISO 4042:1999 oder

9 und EN ISO 10684:2004+AC:2009

1 | Ankerstange

Stahl geman EN 10087:1998 oder EN 10263:2001
Festigkeitsklasse 4.6, 5.8, 8.8

geman EN 1993-1-8:2005+AC:2009

As > 8% Bruchdehnung

2 | Sechskantmutter, EN ISO 4032:2012

Stahl gemal EN 10087:1998 oder EN 10263:2001
Festigkeitsklasse 4 (fir Ankerstangen der Klasse 4.6)
Festigkeitsklasse 5 (fir Ankerstangen der Klasse 5.8)
Festigkeitsklasse 8 (fir Ankerstangen der Klasse 8.8)
gemal EN ISO 898-2:2012

Unterlegscheibe, EN ISO 887:20086,
3 |[EN I1SO 7089:2000, EN ISO 7093:2000 oder
EN 1SO 7094:2000

Stahl, galvanisch verzinkt oder feuerverzinkt

Stahlteile aus nichtrostendem Stahl

1 | Ankerstange

Werkstoff 1.4401 / 1.4404 / 1.4571, EN 10088-1:2005,
> M24: Festigkeitsklasse 50 EN |SO 3506-1:2009

< M24: Festigkeitsklasse 70 EN ISO 3506-1:2009

As > 8% Bruchdehnung

2 | Sechskantmutter, EN ISO 4032:2012

Werkstoff 1.4401 / 1.4404 / 1.4571 EN 10088:2005,

> M24: Festigkeitsklasse 50 (flr Ankerstangen der Klasse 50)
< M24: Festigkeitsklasse 70 (flr Ankerstangen der Klasse 70)
gemél EN ISO 3506-2:2009

Unterlegscheibe, EN ISO 887:2006,
3 |EN ISO 7089:2000, EN I1SO 7093:2000 oder
EN ISO 7094:2000

Werkstoff 1.4401, 1.4404 oder 1.4571 gemal} EN 10088-1:2005

Stahlteile aus hochkorrosionsbestandigem Stahl

1 | Ankerstange

Werkstoff 1.4529 / 1.4565, EN 10088-1:2005,

> M24: Festigkeitsklasse 50 EN |SO 3506-1:2009
< M24: Festigkeitsklasse 70 EN ISO 3506-1:2009
As > 8% Bruchdehnung

2 | Sechskantmutter, EN ISO 4032:2012

Werkstoff 1.4529 / 1.4565 EN 10088-1:2005,

> M24. Festigkeitsklasse 50 (flr Ankerstangen der Klasse 50)
< M24: Festigkeitsklasse 70 (flr Ankerstangen der Klasse 70)
gemal EN ISO 3506-2:2009

Unterlegscheibe, EN ISO 887:2006,
3 |ENISO 7089:2000, EN 1SO 7093:2000 oder

Werkstoff 1.4529 / 1.4565 gemaR EN 10088-1:2005

EN ISO 7094:2000

Betonstahl

Betonstahl geman

Stabe und Betonstabstahl vom Ring Klasse B oder C
fycund k gemalk NDP oder NCL gemaR EN 1992-1-1/NA:2013

EN 1992-1-1:2004+AC:2010, Anhang C

fuic = fu = Kefy

Injektionssystem IM PURE HX ETA 1 fiir Beton

Produktbeschreibung
Werkstoffe

Anlage A 4

Z42434.15
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Spezifizierung des Verwendungszwecks

Beanspruchung der Verankerung:

Statische und quasi-statische Lasten: M8 bis M30, Rebar @8 bis &32.
Seismische Einwirkung fir Anforderungsstufe C1: M12 bis M30, Betonstahl @12 bis @32.
Seismische Einwirkung fir Anforderungsstufe C2: M12 und M16

Verankerungsgrund:

Bewehrter oder unbewehrter Normalbeton gemanr EN 206-1:2000.
Festigkeitsklasse C20/25 bis C50/60 gem&R EN 206-1:2000.
Ungerissener Beton: M8 bis M30, Betonstahl @8 bis @32.
Gerissener Beton: M12 bis M30, Betonstahl @12 bis @32.

Temperaturbereich:

I: -40°C bis +40 °C  (max. Langzeit-Temperatur +24 °C und max. Kurzzeit-Temperatur +40 °C)
Il: -40°C bis +60 °C  (max. Langzeit-Temperatur +43 °C und max. Kurzzeit-Temperatur +60 °C)
Ill: - 40 °C bis +72 °C  (max. Langzeit-Temperatur +43 °C und max. Kurzzeit-Temperatur +72 °C)

Anwendungsbedingungen (Umweltbedingungen):

Bauteile unter den Bedingungen trockener Innenraume
(verzinktem Stahl, nichtrostendem Stahl oder hochkorrosionsbesténdiger Stahl).

Bauteile im Freien (einschlieBllich Industrieatmosphére und Meeresnahe) und in Feuchtrdumen, wenn keine
besonders aggressiven Bedingungen vorliegen
(nichtrostendem Stahl oder hochkorrosionsbestandiger Stahl).

Bauteile im Freien und in Feuchtrdumen, wenn besonders aggressive Bedingungen vorliegen
(hochkorrosionsbhestéandiger Stahl).

Anmerkung: Aggressive Bedingungen sind z.B. standiges, abwechselndes Eintauchen in Seewasser oder der Bereich der
Spritzzone von Seewasser, chlorhaltige Atmosphére in Schwimmbadhallen oder Atmosphére mit extremer chemischer
Verschmutzung (z. B. bei Rauchgas-Entschwefelungsanlagen oder Stralentunneln, in denen Enteisungsmittel verwendet
werden).

Bemessung:

Unter Berlicksichtigung der zu verankernden Lasten sind priifbare Berechnungen und
Konstruktionszeichnungen anzufertigen. Auf den Konstruktionszeichnungen ist die Lage des Dibels angegeben
(z. B. Lage des Dubels zur Bewehrung oder zu den Auflagern usw.).

Die Bemessung der Verankerungen erfolgt unter der Verantwortung eines auf dem Gebiet der Verankerungen

und des Betonbaus erfahrenen Ingenieurs.

Die Bemessung der Verankerungen unter statischen und quasi-statischen Lasten erfolgt nach:

- EOTA Technical Report TR 029 "Design of bonded anchors", Fassung September 2010 oder

- CEN/TS 1992-4:2009

Die Bemessung der Verankerungen unter seismischer Einwirkung (gerissener Beton) erfolgt nach:

- EOTA Technical Report TR 045 "Design of Metal Anchors under Seismic Action", Fassung Februar 2013

- Die Verankerungen sind auBerhalb kritischer Bereiche (z.B.: plastischer Gelenke) der Betonkonstruktion
anzuordnen.

- Eine Abstandsmontage oder die Montage auf Mértelschicht ist fur seismische Einwirkungen nicht erlaubt.

Einbau:

Trockener oder nasser Beton: M8 bis M30, Betonstahl @8 bis @32.

Wassergefillte Bohriécher (nicht Seewasser). M8 bis M30, Betonstahl @8 bis @32.
Bohrlochherstellung durch Hammer- oder Pressluftbohren.

Uberkopfmontage erlaubt.

Einbau durch entsprechend geschultes Personal unter der Aufsicht des Bauleiters.

Injektionssystem IM PURE HX ETA 1 fiir Beton

Verwendungszweck Anlage B 1
Spezifikationen
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Tabelle B1: Montagekennwerte fiir Gewindestangen

DiibelgroBe M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 | M27 | M 30
Bohrernenndurchmesser do [mm]=| 10 12 14 18 24 28 32 35
) _ hetmin [MM]=| 60 60 70 80 90 96 108 120

Effektive Verankerungstiefe

hefmax [MM] =| 96 120 144 192 240 288 324 360
Durchgangsloch im
anzuschlieRenden Bauteil dr[mm]s| 9 12 14 18 22 26 S0 33
Birstendurchmesser dy [mm]z| 12 14 16 20 26 30 34 37
Drehmoment Tinst[Nm] 10 20 40 80 120 160 180 200

xmin [MM] > 0

Anbauteildicke Hxin [P0

tiix max [MM] < 1500

. _— hes + 30

Mindestbauteildicke Amin [MM] ;‘ 100 mmmm her + 2d,
minimaler Achsabstand Smin [MM]| 40 50 60 80 100 120 135 150
minimaler Randabstand Cmin [MM]| 40 50 60 80 100 120 135 150

Tabelle B2: Montagekennwerte fir Betonstahl

DiibelgroBe @8 | @10 | @12 | @14 | D16 | D20 | @25 | @28 | & 32
Bohrernenndurchmesser do [mMm]=| 12 14 16 18 20 24 32 35 40
Effektive hefmin [NM]=| 60 | 60 | 70 | 75 | 80 | 90 | 100 | 112 | 128
Verankerungstiefe hetmax [MM] =| 96 | 120 | 144 | 168 | 192 | 240 | 300 | 336 | 384
Blrstendurchmesser dy [Mm]=| 14 16 18 20 22 26 34 37 41,5
Mindestbauteildicke Pimin [MM] hg N O%Ommmm het + 2do

minimaler Achsabstand Smin [MmM]| 40 50 60 70 80 100 125 140 160
minimaler Randabstand Cmin [MmM]| 40 50 60 70 80 100 125 140 160

Injektionssystem IM PURE HX ETA 1 fiir Beton

Verwendungszweck Anlage B 2
Montagekennwerte
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Setzanweisung

1. Bohrloch drehschlagend mit vorgeschriebenem Bohrerdurchmesser (Tabelle B1 oder Tabelle B2)
und gewahlter Bohrlochtiefe erstellen.

Achtung! Vor der Reinigung muss im Bohrloch stehendes Wasser entfernt werden.

2a. Das Bohrloch vom Bohrlochgrund her 2x vollstandig mit Druckluft (min. 6 bar) oder Handpumpe
(Anhang B5) ausblasen. Bei tiefen Bohrléchern sind Verldngerungen zu verwenden.
ox Bohrlécher bis Durchmesser 20 mm dirfen mit der Handpumpe ausgeblasen werden.

Bohrlécher ab Durchmesser 20 mm oder tiefer 240 mm miissen mit min. 6 bar 6lfreier Druckluft
ausgeblasen werden.

2b. Bohrloch mit geeigneter Drahtbiirste gem. Tabelle B4 (minimaler Biirstendurchmesser dp iy ist
einzuhalten und zu Uberpriifen) 2x mittels eines Akkuschraubers oder Bohrmaschine
ausbdirsten.
Bei tiefen Bohrléchern Blrstenverlangerung benutzen.

2c. AnschlieRend das Bohrloch gem. Anhang B 5 erneut vom Bohrlochgrund her 2x vollstandig mit
Druckluft (min. 6 bar) oder Handpumpe (Anhang B 5) ausblasen. Bei tiefen Bohrléchern sind
Verlangerungen zu verwenden. Bohrlécher bis Durchmesser 20 mm durfen mit der Handpumpe
ausgeblasen werden. Bohrlécher ab Durchmesser 20 mm oder tiefer 240 mm miissen mit min.
6 bar élfreier Druckluft ausgeblasen werden.

Nach der Reinigung ist das Bohrloch bis zum Injizieren des Mortels vor erneutem
Verschmutzen in einer geeigneten Weise zu schiitzen. Ggf. ist die Reinigung unmittelbar
vor dem Injizieren des Mortels zu wiederholen. EinflieBendes Wasser darf nicht zur
erneuten Verschmutzung des Bohrloches fiihren.

3. Den mitgelieferten Statikmischer fest auf die Kartusche aufschrauben und Kartusche in eine

geeignete Auspresspistole einlegen. Bei jeder Arbeitsunterbrechung langer als die empfohlene
Verarbeitungszeit

(Tabelle B3) und bei jeder neuen Kartusche ist der Statikmischer zu erneuern.

4. Vor dem Injizieren des Mértels die geforderte Setztiefe auf der Ankerstange
/ markieren.

5. Der Mértelvorlauf ist nicht zur Befestigung der Ankerstange geeignet. Daher Vorlauf

g‘\ solange verwerfen, bis sich eine gleichmanig graue Mischfarbe eingestellt hat, jedoch min. 3 volle
7N Hibe.

Injektionssystem IM PURE HX ETA 1 flr Beton

Verwendungszweck Anlage B 3
Setzanweisung
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Setzanweisung (Fortsetzung)

6. Gereinigtes Bohrloch vom Bohrlochgrund her ca. zu 2/3 mit Verbundmértel beflllen. Langsames

. Befestigungselement mit leichten Drehbewegungen bis zur festgelegten Setztiefe einfihren.

. Nach der Installation des Ankers sollte der Ringspalt komplett mit Mdrtel ausgefullt sein. Tritt

Zurickziehen des Statikmischers aus dem Bohrloch verhindert die Bildung von Lufteinschliissen.
Fur Verankerungstiefen > 190 mm passende Mischerverlangerung verwenden. Fir die

Horizontal- oder Uberkopfmontage von Ankern > & 20 mm sind Verfilllstutzen gemaR Anhang B 5
zu verwenden. Die temperaturrelevanten Verarbeitungszeiten (Tabelle B3) sind zu beachten.

Die Ankerstange sollte schmutz-, fett-, und élfrei sein.

keine Masse nach Erreichen der Verankerungstiefe heraus, ist diese Voraussetzung nicht erfillt
und die Anwendung muss vor Beendigung der Verarbeitungszeit wiederholt werden. Bei
Uberkopfmontage ist die Ankerstange zu fixieren (z.B. Holzkeile).

. Die angegebene Aushéartezeit muss eingehalten werden. Anker wéhrend der Aushéartezeit nicht

. Nach vollstandiger Aushértung kann das Anbauteil mit dem zuldssigen Drehnmoment (Tabelle B1)

bewegen oder belasten. (s. Tabelle B3).

montiert werden. Die Mutter muss mit einem geeignetem Drehmomentschlissel festgezogen
werden.

Tabelle B3: Mindest-Aushartezeiten

Beton Temperatur Verarbeitungszeit n?:'"tdrzik‘:::;ﬁg;z;ﬂt M::‘::j;ﬁ:i:’ggf:ﬁ“
+5°C bis +9°C 120 min 50 h 100 h
+10°C bis +19°C 90 min 30h 60 h
+20°C bis +29°C 30 min 10 h 20 h
+30°C bis +39°C 20 min 6h 12 h
+40 °C 12 min 4h 8h

Injektionssystem IM PURE HX ETA 1 flr Beton

Aushartezeit

Verwendungszweck Anlage B 4
Setzanweisung (Fortsetzung)

Z42434.15

8.06.01-153/15
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Tabelle B4: Parameter fiir Reinigungs- und Setzzubehor

Nominaler Stahlbiirste
oo T | mnoun | v
d, (mm) dp,min (MM)
M8 10,0 12,0 10,5
M10 12,0 14,0 12,5
Nicht notwendig
Gewindestange M12 14,0 16,0 14,5
M16 18,0 20,0 18,5
M20 24,0 26,0 24,5 #24
M24 28,0 30,0 28,5 #28
M27 32,0 34,0 32,5 #32
M30 35,0 37,0 35,5 #35
@8 12,0 14,0 12,5
@10 14,0 16,0 14,5
@12 16,0 18,0 16,5 Nicht notwendig
Betonstahl ?14 18,0 20,0 18,5
16 20,0 22,0 20,5
IR @20 24,0 26,0 24 5 #24
@25 32,0 34,0 32,5 #32
228 35,0 37,0 35,56 #35
232 40,0 41,5 38,5 #38

Handpumpe (Volumen 750 ml)
Bohrerdurchmesser (do): 10 mm bis 20 mm

Empfohlene Druckluftpistole (min 6 bar)
Bohrerdurchmesser (do): 10 mm bis 40 mm

Injektionssystem IM PURE HX ETA 1 fiir Beton

Verwendungszweck Anlage B 5
Reinigungs- und Installationszubehor

Z42434.15 8.06.01-153/15
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(Bemessungsverfahren gemaf TR 029)

Tabelle C1: Charakteristische Werte bei Zugbeanspruchung in ungerissenem Beton

Charakteristische Werte bei Zugbeanspruchung in ungerissenem Beton
(Bemessungsverfahren gemaf TR 029)

DibelgréBe Gewindestangen M8 M10 | M12 | M16 | M20 | M24 | M27 | M30
Stahlversagen
Charakteristische Zugtragféahigkeit,
Stahl Festigkeitsklasgse f.e o N [kN] 15 23 34 63 98 141 164 224
ggﬂa'g:;fgi:;:kfa“s‘féag.fgh'gke't’ Nis [kN] 18 29 42 78 | 122 | 176 | 230 | 280
ggar;a'gzg't?E::::kfagfgfgh'gke“’ Nees | [KN] 29 | 46 | 67 | 125 | 196 | 282 | 368 | 449
Charakteristische Zugtragfahigkeit,
Nichtrostender Stahl A4 und HCR NRrys [kN] 26 41 59 110 171 247 230 281
Festigkeitsklasse 50 (>M24) und 70 (< M24)
Kombiniertes Versagen durch Herausziehen und Betonausbruch
Charakteristische Verbundtragfahigkeit im ungerissenen Beton C20/25
trockener und .
Temperaturbereich I: feuchter Beton TRk uer [N/mm?] 15 15 15 14 13 12 12 12
LHELERY ‘g’sﬁﬁz‘g\ef“m‘“ Tawer | INfMM?] 15 14 13 10 | 95 | 85 | 7.5 | 7.0
trockener und e
Temperaturbereich I; feuchter Beton TRk uer [N/mm?] 9.5 9,5 9.0 85 8,0 7,5 75 7,5
60"C/s°C gﬁ;ﬁﬁg‘ef”"tes Toewer | [N/MM?] 95 | 95 | 90 | 85 | 75 | 70 | 65 | 60
trockener und a
Temperaturbereich II; feuchter Beton TRK.uer (Nfmm? | 8,5 85 8,0 7.5 7,0 7.0 6,5 6,5
72°C/43°C wassergefliltes |t |[INmmd | 85 | 85 | 80 | 75 | 70 | 60 | 55 | 55
C30/37 1,04
\I;:Irhohungsfaktor fur Beton C40/50 108
c
C50/60 1,10
Spalten
h/hg 22,0 1,0 he
Randabstand 20>h/hg >1,3 46 hg-18h
h/heg =13 2,26 he ! ! ' [
1.0hy  226hg ¥
Achsabstand Sersp [mm] 2 Corsp
Montagesicherheitsbeiwert 12 14
(trockener und feuchter Beton) Y2 ' '
Montagesicherheitsbeiwert 14
(wassergefiilltes Bohrloch) b '
Injektionssystem IM PURE HX ETA 1 fiir Beton
Leistungen Anlage C 1

Z42434.15

8.06.01-153/15
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Tabelle C2: Charakteristische Werte bei Zugbeanspruchung in gerissenem Beton
(Bemessungsverfahren gemaB TR 029 und TR 045)

(Bemessungsverfahren gemal TR 029 und TR 045)

Charakteristische Werte bei Zugbeanspruchung in gerissenem Beton

DiibelgroBe Gewindestangen M 12 M 16 M 20 M24 M 27 M 30
Stahlversagen
Sian, Fostgheiisasee 46 News = Nowsgon | (KN] 3 | e | o8 | e | ma | 22
Stah. Feslgkeiiskasse 88 Nas = Nexsse | [KN] 22 | 78 | 122 | e | 230 | 280
g:;rla"Ft:;'t?;'f:i:':ki‘“g;ag_f;h'gke't' Nics = Nrkeses | [KN] 67 125 196 282 368 449
Charakteristische Zugtragfahigkeit,
Nichtrostender Stahl A4 und HCR Nrks = Nrksseis | [kN] 59 110 171 247 230 281
Festigkeitsklasse 50 (>M24) und 70 (< M24)
Kombiniertes Versagen durch Herausziehen und Betonausbruch
Charakteristische Verbundtragfahigkeit im gerissenen Beton C20/25
TRker [N/mm2] 7.5 6,5 6,0 55 55 55
trock d
ATy TRk ook, C1 [Nfmmd | 7.1 6.2 5,7 55 55 55
Temperaturbereich I: TRK seis,C2 [N/mm?] 2,4 2,2 Keine Leistung bestimmt (NPD)
40°C/24°C TRker [N/mm2] 7.5 6,0 50 4,5 4,0 4,0
TRK, seis, C2 [N/mm?] 2,4 21 Keine Leistung bestimmt (NPD)
TRk.er [N/mm?] 4,5 4,0 3,5 3,5 3,5 3,5
ohareon (e [Wmm1| 43 | oo | a4 | o5 [ as | o8
Temperaturbereich II: TRK seis,C2 [N/mm?] 1,4 1,4 Keine Leistung bestimmt (NPD)
60°C/43°C Trker [N/mm?2] 45 4.0 3,5 35 3,5 35
\,ngﬁflz::ghemmes TRK,seis, C1 [N/mm?] 4,3 3.8 3.4 3.5 3.5 3.5
TRk, seis,C2 [N/mm?] 1,4 1,4 Keine Leistung bestimmt (NPD)
TRkcr [N/mm?] 4,0 3,5 3,0 3,0 3,0 3,0
;rezi‘;\etgfrB:Tgn TRK,seis, C1 [N/mm?] 3.9 3.4 3.0 3.0 3,0 3,0
Temperaturbereich IlI; TRk, seis,C2 [N/mm?] 1,3 1,2 Keine Leistung bestimmt (NPD)
72°C/43°C TRker [N/mm?] 4.0 3,5 3,0 3,0 3,0 3,0
\g:;zﬁ::ghﬁumes TRk, seis,C1 [N/mm?] 39 34 3.0 3.0 3.0 3,0
TRK,seis,C2 [N/mm?] 1,3 1,2 Keine Leistung bestimmt (NPD)
Erhéhungsfaktor fir Beton C30/37 1,04
{Nur statische oder quasi-statische
Beanspruchung) C40/50 1,08
Ve C50/60 1,10
Montagesicherheitsbeiwert Y2 12 14
(trockener und feuchter Beton) ' '
Montagesicherheitsbeiwert 14
(wassergefiilltes Bohrloch) 2 '
Injektionssystem IM PURE HX ETA 1 fiir Beton
Leistungen Anlage C 2

Z42434.15

8.06.01-153/15
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Tabelle C3: Charakteristische Werte bei Querbeanspruchung in gerissenem und
ungerissenem Beton (Bemessungsverfahren gemaB TR 029 und TR 045)

Charakteristische Werte bei Querbeanspruchung in gerissenem und ungerissenem Beton
(Bemessungsverfahren gemaf TR 029 und TR 045)

Dibelgrone Gewindestangen M8 M10 | M12 M16 | M20 M24 M27 | M30
Stahlversagen ohne Hebelarm
Vrs [kN] 7 | 12 17 31 49 71 92 112
Charakteristische Quertragfahigkeit,
Stahl, Festigkeitsklasse 4.6 VRks seis C1 [N Keine Leistung 14 27 42 56 72 88
Vicesescs | [KN] | PESIMME(NPD) | 43 25 Keine Leistung bestimmt (NPD)
Vrks [kN] 9 | 15 21 39 61 88 115 140
Charakteristische Quertragféahigkeit,
Stahl, Festigkeitsklasse 5.8 Viekssewor | [KN] Keine Leistung 8 34 53 70 9 111
Vicossce | [KN] | PESUMME(NPD) | 47 31 Keine Leistung bestimmt (NPD)
Vrks [kN] 15 | 23 34 63 98 141 184 224
Charakteristische Quertragfahigkeit,
Stahl, Festigkeitsklasse 8.8 Vacseenct | [KNI Keine Leistung 0 i 8 M 145 177
Vicossnce | [KN] | PESUMME(NPD) | o7 50 Keine Leistung bestimmt (NPD)
o o Vrks [kN] 13 | 20 30 55 86 124 115 140
Charakteristische Quertragfahigkeit,
Nichtrostender Stahl A4 und HCR Vicssesct | NI | keine Leist 26 48 75 98 91 111
Festigkeitskl. 50 (>M24) und 70 (< M24) — bestimmt (NPD) — ‘
MRk s seisc2 [kN] 24 44 Keine Leistung bestimmt (NPD)
Stahlversagen mit Hebelarm
M°ks [Nm] 15 | 30 | 52 | 133 | 260 | 449 | 666 | 900
Charakteristisches Biegemoment, M [Nm]
Stahl, Festigkeitsklasse 4.6 Rk.3,s0la C1 Keine Leistung bestimmt (NPD)
MCRisseisca | [NM]
M%Re [Nm] 19 | 37 | 65 | 166 | 324 | 560 | 833 | 1123
Charakteristisches Biegemoment, MC [Nm]
Stahl, Festigkeitsklasse 5.8 ot Keine Leistung bestimmt (NPD)
MDRK,B,BQIB‘CZ [Nm]
MC%i s [Nm] 30 | 60 | 105 | 266 | 519 | 896 | 1333 | 1797
Charakteristisches Biegemoment, MC [Nm]
Stahl, Festigkeitsklasse 8.8 Rk.3,s0ls C1 Keine Leistung bestimmt (NPD)
MORk,s.sals‘C2 [Nm]
- A M°Rks [Nm] 26 | 52 | 92 | 232 | 454 | 784 | 832 | 1125
Charakteristische Biegemoment,
Nichtrostender Stahl A4 und HCR M Rk sseisct | [NM] ) ) )
Festigkeitsklasse 50 (>M24) und 70 (< M24) - Keine Leistung bestimmt (NPD)
MCRisseiscz | [(NMI
Betonausbruch auf der lastabgewandten Seite
Faktor k in Gleichung (5.7) des Technical Report 20
TR 029 fur die Bemessung von Verbunddlbeln '
Montagesicherheitsbeiwert Y2 1,0
Betonkantenbruch
Siehe Abschnitt 5.2.3.4 des Technical Report TR 029 fiir die Bemessung von Verbunddibel
Montagesicherheitsbeiwert Y2 1,0
Injektionssystem IM PURE HX ETA 1 fiir Beton
Leistungen Anlage C 3

Z42434.15
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Tabelle C4: Charakteristische Werte bei Zugbeanspruchung in ungerissenem Beton
(Bemessungsverfahren gemafB TR 029)

DibelgréBe Betonstahl @8 | 210 (@12 | 214 | @16 | D20 | @25 | @28 | @32

Stahlversagen

Charakteristische Zugtragféahigkeit Nrks [kN] As * fuk

Kombiniertes Versagen durch Herausziehen und Betonausbruch

Charakteristische Verbundtragféhigkeit im ungerissenen Beton C20/25

Temperaturbereich | pockenerurd [t INmm?] | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 | a1 |
40°C/24°C gefii
‘ggﬁ:gghef”'"es Tak uer INmm?] | 14 | 13 | 11 | 10 | 95 | 85 | 7.5 | 70 | 60
trockener und o
Temperaturbereich I feuchter Beton TRK.uer [N/mm?] 8,5 8,5 8,0 8,0 7,5 7.0 7.0 6,5 6,5
60°C/43°C (]
ggﬁﬁgrcgh‘-‘-f”“tes TRkuer INmm?] | 85 | 85 | 80 | 80 | 75 [ 70 | 60 | 55 | 50
trockener und g
g T B Sl TRK,ucr [N/mm?] 7.5 7,5 7,5 7,0 7,0 6,5 6,0 6,0 6,0
72°C/43°C (]
C30/37 1,04
\Iirhohungsfaktor fur Beton C40/50 1,08
c
C50/60 1,10
Spalten
h/heg 22,0 1,0 het
Randabstand 20>h/hg >1,3 4,6 het-1,8h
h/he 1,3 2,26 hy ' ' ' c
1.0hy 2260y
Achsabstand Serep [mm] 2 Cersp
Montagesicherheitsbeiwert 12 14
(trockener und feuchter Beton) 2 ' '
Montagesicherheitsbeiwert 14
(wassergefiilltes Bohroch) Y2 ’

Injektionssystem IM PURE HX ETA 1 fiir Beton

Leistungen Anlage C 4

Charakteristische Werte bei Zugbeanspruchung in ungerissenem Beton
(Bemessungsverfahren gemafn TR 029)

Z42434.15 8.06.01-153/15
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Tabelle C5: Charakteristische Werte bei Zugbeanspruchung in gerissenem Beton
(Bemessungsverfahren gemafB TR 029 und TR 045)

Dibelgrofe Betonstahl @12 | @14 | @16 | D20 | D25 | &28 | @32
Stahlversagen
Nrys =
Charakteristische Zugtragfahigkeit N [kN] As * fuk
Rk,s, seis, C1
Kombiniertes Versagen durch Herausziehen und Betonausbruch
Charakteristische Verbundtragféhigkeit im gerissenen Beton C20/25
K o feucht TRkcr [N/mm?] 7,5 7,0 6,5 6,0 55 5,5 5,6
trockener und feuchter
Beton
S T TRK,seis, C1 [N/mm?] 6,9 6,4 6,2 57 55 55 55
40°C/24°C
wassergefiiltes TRK.er [N/mm?] 7.5 6,5 6,0 50 4.5 4,0 4,0
Bohrloch
TRK seis,C1 [N/mm?] 6,9 6,0 57 4.8 45 40 4,0
rock d feucht TRKer [N/mm?] 4,5 4,0 4,0 3,5 3,56 3,5 3,5
rockener und feuchter
Beton
T TRK,seis,C1 [N/mm?] 4.1 3,7 3,8 3,3 3,5 3,5 3,5
60°C/43°C
fall TRk.cr [N/mm?] 4,5 4.0 4,0 3,5 3,5 3,5 3,0
wassergefilltes
Bohrloch
TRk seis,C1 [N/mm?] 41 3,7 3,8 3,3 3,5 3,5 3,0
trock o feucht TRk er [N/mm?] 4,0 3,5 3,5 3,0 3,0 3,0 3,0
rockener und feuchter
Beton
Temperaturbereich |ll: FRkseieC1 ] | >2 %3 29 >0 %0 30
72°C/43°C
— TRK.er [N/mm?] 4,0 3,5 3,5 3,0 3,0 3,0 3,0
wassergefiilltes
Bohrloch
TRK seis,C1 [N/mm?] 3,7 3,2 3,3 2,9 3,0 3,0 3,0
C30/37 1,04
Erhéhungsfaktor flir Beton
(Nur statische oder quasi-statische Beanspruchung) | C40/50 1,08
Ye
C50/60 1,10
Montagesicherheitsbeiwert 12 14
(trockener und feuchter Beton) 2 ' '
Montagesicherheitsbeiwert 14
(wassergefiilltes Bohrloch) 2 '

Injektionssystem IM PURE HX ETA 1 fiir Beton

Leistungen Anlage C 5
Charakteristische Werte bei Zugbeanspruchung in gerissenem Beton
(Bemessungsverfahren gemalR TR 029 und TR 045)

Z42434.15 8.06.01-153/15
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Tabelle C6: Charakteristische Werte bei Querbeanspruchung in gerissenem und
ungerissenem Beton (Bemessungsverfahren geman TR 029 und TR 045)

DiibelgroBe Betonstahl 28 | 210 | @12 | @14 | @16 | D20 | @25 | @28 | @32

Stahlversagen ohne Hebelarm

VRk‘s [kN] 0,50 + A * fuk

Charakteristische Quertragfahigkeit
Keine Leistung

Vikssasct NI pectimmt (vp) 0,44 = As * fu
Stahlversagen mit Hebelarm

M s [Nm] 1.2 W - fur
Charakteristische Biegemoment

MCrisseisct | [NM] Keine Leistung bestimmt (NPD)

Betonausbruch auf der lastabgewandten Seite

Faktor k in Gleichung (5.7) des Technical Report

TR 029 fir die Bemessung von Verbunddiibeln 2.0
Montagesicherheitsbeiwert Y2 1,0
Betonkantenbruch

Siehe Abschnitt 5.2.3.4 des Technical Report TR 029 fiir die Bemessung von Verbunddiibel
Montagesicherheitsbeiwert ¥z 1,0

Injektionssystem IM PURE HX ETA 1 fiir Beton

Leistungen Anlage C 6

Charakteristische Werte bei Querbeanspruchung in gerissenem und ungerissenem Beton
(Bemessungsverfahren gemaf TR 029 und TR 045)

Z42434.15 8.06.01-153/15
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Tabelle C7: Charakteristische Werte bei Zugbeanspruchung in ungerissenem Beton
(Bemessungsverfahren gema CEN/TS 1992-4)

DibelgréBe Gewindestangen M8 [ M10 [ M12 | M16 | M20 | M24 | M27 | M 30

Stahlversagen

Charakteristische Zugtragfahigkeit,

Stahl, Festigkeitsklasse 4.6 Nrks [kN] 15 23 34 63 8 141 184 | 224
Charakteristische Zugtragfahigkeit,

Stahl, Festigkeitsklasse 5.8 Nri s [kN] 18 29 42 78 122 176 230 280
Charakteristische Zugtragfahigkeit, Nie [kN] 29 46 67 125 196 282 368 449

Stahl, Festigkeitsklasse 8.8

Charakteristische Zugtragfahigkeit, Nichtrostender
Stahl A4 und HCR NRis [kN] 26 41 59 110 171 247 230 281
Festigkeitsklasse 50 (>M24) und 70 (< M24)

Kombiniertes Versagen durch Herausziehen und Betonausbruch

Charakteristische Verbundtragfahigkeit im ungerissenen Beton C20/25

Temperaturbereich I: trockener und feuchter Beton | trk yer [N/mm?] 15 15 15 14 13 12 12 12

40°Cr24°C wassergefiilltes Bohrloch [ trewer  |[(Nmm2] | 15 | 14 | 13 | 10 [ o5 [ 85 [ 75 | 7.0

Temperaturbereich Il: trockener und feuchter Beton | Tryuer [N/mm?] 9,5 9,5 9,0 8,5 8,0 7,5 7,5 7.5

60°C/43°C

wassergefllltes Bohrloch R [N/mm?] 9,5 9,5 9,0 8,5 7,5 7,0 6,5 6,0
Temperaturbereich Ill: trockener und feuchter Beton | tri uer [N/mm?] 8,5 8,5 8,0 7,5 7,0 7,0 6,5 6,5
72°C/43°C wassergefilltes Bohrloch toewr  |[Nmm? | 85 | 85 | 80 | 75 | 70 | 60 | 55 | 55
. . C30/37 1,04
‘IIE!rhohungsfaktor fur Beton C40/50 1.08
‘ C50/60 1,10
Faktor geméan K ] 10 1
CEN/TS 1992-4-5 Kapitel 6.2.2.3 g '
Betonausbruch
Faktor geman K ] 10 1
CEN/TS 1992-4-5 Kapitel 6.2.3.1 Her '
Randabstand Cer N [mm] 1,5 hes
Achsabstand Ser N [mm] 3,0 her
Spalten
hihy
h/heg 22,0 1,0 het
20
Randabstand 20>h/hg >1,3 46 he-18h 13
< J
h/he 1,3 2,26 he Lohy 226y "
Achsabstand Scrap [mm] 2Cuy
Montagesicherheitsbeiwert ) 12 14
(trockener und feuchter Beton) fl ’ '

Montagesicherheitsbeiwert

(wassergefiilltes Bohrloch) i 1.4

Injektionssystem IM PURE HX ETA 1 fiir Beton

Leistungen Anlage C 7
Charakteristische Werte bei Zugbeanspruchung in ungerissenem Beton
(Bemessungsverfahren gemal CEN/TS 1992-4)

Z42434.15 8.06.01-153/15
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Tabelle C8: Charakteristische Werte bei Zugbeanspruchung in gerissenem Beton
(Bemessungsverfahren gemaB CEN/TS 1992-4 und TR 045)

Charakteristische Werte bei Zugbeanspruchung in gerissenem Beton
(Bemessungsverfahren gemal CEN/TS 1992-4 und TR 045)

Dibelgréne Gewindestangen M12 M 16 M 20 M24 M27 M30
Stahlversagen
N Nocr | 00 | 22 | 78 | 122 | e | 230 | ow
ggﬁf',‘}::;;::::klza‘gfgfghigke“’ Niks = Naks seis [kN] 67 125 196 282 368 449
Charakteristische Zugtragfahigkeit,
Nichtrostender Stahl A4 und HCR Ngrks = NRrg.s seis [kN] 59 110 171 247 230 281
Festigkeitsklasse 50 (>M24) und 70 (< M24)
Kombiniertes Versagen durch Herausziehen und Betonausbruch
Charakteristische Verbundtragfahigkeit im gerissenen Beton C20/25
TRicer [N/mm2] 7.5 6,5 6,0 5,5 5,5 55
tBrce)i:Iér?ner und feuchter Trkse 1 [N/mm?] 7.1 6,2 57 55 55 55
Temperaturbereich I: TRi sels, 02 [N/mm?] 2,4 2,2 Keine Leistung bestimmt (NPD)
40°C/24°C TRkr [N/mm?] 7.5 6,0 5,0 4,5 4,0 4,0
wassergefilites Bohrloch | Tak seis c1 [N/mm?] 7.1 58 4.8 4,5 4,0 4,0
TRi seis, 02 [N/mm?] 2,4 2.1 Keine Leistung bestimmt (NPD)
TRk,cr [N/mm?] 4,5 4.0 3,5 3,5 3,5 3,5
ggfgr?“er Ll I e INmm?] [ 4.3 38 34 3,5 3,5 35
Temperaturbereich I1; TRk seis,C2 [N/mm?] 1,4 1,4 Keine Leistung bestimmt (NPD)
60°C/43°C TRier [N/mm?] 4,5 4,0 35 3,5 3,5 35
wassergefilllites Bohrloch | Tak seis c1 [N/mm?] 4,3 3,8 3.4 3,5 3,5 3,5
TRk seis,C2 [N/mm?] 1,4 1,4 Keine Leistung bestimmt (NPD)
TRKer [N/mm2] 4.0 35 3,0 3,0 3,0 3,0
Rockenar und feuchtar I ¢ eesnct INmm?] | 3,9 3,4 3,0 3,0 3,0 3,0
Temperaturbereich Il1: TRk sels,C2 [N/mm?] 1,3 1,2 Keine Leistung bestimmt (NPD)
72°C/43°C TRker [N/mm?] 4,0 35 3,0 3,0 3.0 3,0
wassergefllltes Bohrloch | gy seis 1 [N/mm?] 3,9 3.4 3,0 3,0 3,0 3,0
TRK,seis, G2 [N/mm?] 1,3 1,2 Keine Leistung bestimmt (NPD)
Erhéhungsfaktor flr Beton C30/37 1,04
{Nur statische oder quasi-statische C40/50 1.08
Beanspruchung)
Ve C50/60 1,10
Faktor gemé&R CEN/TS 1992-4-5 Kapitel 6.2.2.3 kg [-] 7,2
Betonausbruch
Faktor gemaR CEN/TS 1992-4-5 Kapitel 6.2.3.1 | ke [-] 7,2
Randabstand Cer N [mm] 1,5 he
Achsabstand Ser N [mm] 3,0 he
Montagesicherheitsbeiwert (trockener und
feuchter Beton) b 1.2 1.4
Montagesicherheitsbeiwert (wassergeflilites
Bohrloch) (= 14
Injektionssystem IM PURE HX ETA 1 fiir Beton
Leistungen Anlage C 8
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Tabelle C9: Charakteristische Werte bei Querbeanspruchung in gerissenem und
ungerissenem Beton (Bemessungsverfahren gemaB CEN/TS 1992-4 und
TR 045)

DiibelgréBe Gewindestangen M8 M10 | M12 | M16 | M20 M24 | M27 | M30

Stahlversagen ohne Hebelarm

VRks [kN] 7 | 12 17 31 49 71 92 112
Charakteristische Quertragféhigkeit, - i
Stahl, Festigkeitsklasse 4.6 Vianssnct | (KN | Keine Leistung | 14 a7 42 30 72 88
Vakssesca | [KN] | PESmmt(NPD) | 43 25 Keine Leistung bestimmt (NPD)
Virks [kN] 9 | 15 21 39 61 88 115 | 140
Charakteristische Quertragféhigkeit, - i
Stahl, Festigkeitsklasse 5.8 Viks.seis 1 [kN] Keine Leistung 18 54 53 [ a1 111
Vakssesca | [KN] | Pestimmt(NPD) | 47 31 Keine Leistung bestimmt (NPD)
Vrks [kN] 15 | 23 34 63 98 141 184 224
Charakteristische Quertragféhigkeit, . i
Stahl, Festigkeitsklasse 8.8 Viks.seis 1 [kN] Keine Leistung 30 55 85 111 145 177
Vakeseisca | KNI bestimmt (NPD) | 7 50 Keine Leistung bestimmt (NPD)
Charakteristische Quertragfahigkeit, Viks Ly 13 | 20 30 55 8 124 115 140
'f;‘il:":'tris!fnkcl’ef St35|'10| A‘:ﬂ '-;T HCdRYO Vo4 Vrkssesor | KNI | Keine Leistung | 26 48 5 98 91 111
< .
estigkeitsklasse 50 (>M24) und 70 (< M24) Vikesencz | [KN] | PESMMENPD) | 54 44 Keine Leistung bestimmt (NPD)
Duktilitatsfaktor geman K 08
CEN/TS 1992-4-5 Kapitel 6.3.2.1 2 '
Stahlversagen mit Hebelarm
M e (Nm] | 15 | 30 | s2 | 133 | 260 | 449 | e66 | 900
Charakteristisches Biegemoment, " [Nm]
Stahl, Festigkeitsklasse 4.6 M mincect Keine Leistung bestimmt (NPD)
MDRk,s‘sais.Cz [NITI]
Mge (Nm] | 19 | 37 | 65 | 166 | 324 | s60 | 833 | 1123
Charakteristisches Biegemoment, o [Nm]
Stahl, Festigkeitsklasse 5.8 Ll Keine Leistung bestimmt (NPD)
MPRics seis,c2 | [NM]
M aice INm] | 30 | 60 | 105 | 266 | 519 | 896 [ 1333 | 1797
Charakteristisches Biegemoment, o - - -
Stahl, Festigkeitsklasse 8.8 Mrisseisct | [NM] Keine Leistung bestimmt (NPD)
MPRics seis,c2 | [NM]
o
Charakteristische Biegemoment, ML L) 26 | 52 | 92 | 232 | 454 | 784 | 8s2 | 1125
Nichtrostender Stahl A4 und HCR M Ry sseis,ct | [NM] ) ) .
Festigkeitsklasse 50 (>M24) und 70 (< M24) A Keine Leistung bestimmt (NPD)
M ricsseis,ce | [NM]

Betonausbruch auf der lastabgewandten Seite

Faktor in Gleichung (27) der

CEN/TS 1992-4-5 Kapitel 6.3.3 ks 2,0

Montagesicherheitsbeiwert Vinst 1,0

Betonausbruch

Effektive Ankerldnge Iy [mm] lf = min(hes; 8 dnom)

Aussendurchmesser des Ankers dnom [mm] 8 10 12 16 20 24 27 30
Montagesicherheitsbeiwert Vinst 1,0

Injektionssystem IM PURE HX ETA 1 fiir Beton

Leistungen Anlage C 9
Charakteristische Werte bei Querbeanspruchung in gerissenem und ungerissenem Beton
(Bemessungsverfahren gemal CEN/TS 1992-4 und TR 045)
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Tabelle C10: Charakteristische Werte bei Zugbeanspruchung in ungerissenem Beton
(Bemessungsverfahren gemaB CEN/TS 1992-4)

DiibelgroBe Betonstahl &8 | @10 | @12 | 214 | &16 | @20 | @25 ( @28 | & 32

Stahlversagen

Charakteristische Zugtragféhigkeit Nrks | [kN] As * fuk

Kombiniertes Versagen durch Herausziehen und Betonausbruch

Charakteristische Verbundtragféhigkeit im ungerissenen Beton C20/25

trockener und feuchter

Temperaturbereich | | Beton e | [N/MM?] |14 14 13 13 12 12 1 1 11

40°C/24°
E © wassergefllltes Bohrloch | Treuer | [N/mm?] 14 13 11 10 9,5 8,5 7,5 7,0 6,0

trockener und feuchter
Temperaturbereich Il: | Beton Triwer | [N/Mm?] 8,5 8,5 8,0 8,0 7.5 7.0 7,0 6,5 6,5
60°C/43°C "

wassergeflilltes Bohrloch | trguer | [N/mm?] 8,5 8,5 8,0 8,0 7,5 7,0 6,0 55 50
Tempecaturbareich | ggf:ﬁ”er und/feuenter trkwe | [N/mm? | 75 | 75 | 75 | 70 | 70 | 65 | 60 | 60 | 60
72°C/43°C .

wassergefllltes Bohrloch | tryyer | [N/mm?] 7,5 7.5 7,5 7,0 7,0 6,0 55 50 4,5

C30/37 1,04
\I;Z’rhohungsfaktor fur Beton C40/50 1.08
c
C50/60 1,10
Faktor geman
CEN/TS 1992-4-5 Kapitel 6.2.2.3 ks ] 10,1
Betonausbruch
Faktor geman k. [ 10,1
CEN/TS 1992-4-5 Kapitel 6.2.3.1 uer '
Randabstand Cer N [mm] 1,5 hes
Achsabstand Ser N [mm] 3,0 he
Spalten
h/hy
h/he 22,0 1,0 het
2,0
Randabstand 20>h/hg >1,3 46hg-18h 13
h/he 1,3 2,26 het ! c
10hg  2,26hy 7

Achsabstand Scrap [mm] 2 Cersp
Montagesicherheitsbeiwert . 12 14
(trockener und feuchter Beton) fList ' '
Montagesicherheitsbeiwert ; 14
(wassergefiilltes Bohrloch) it '

Injektionssystem IM PURE HX ETA 1 fiir Beton

Leistungen Anlage C 10

Charakteristische Werte bei Zugbeanspruchung in ungerissenem Beton
(Bemessungsverfahren gemanR CEN/TS 1992-4)
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Tabelle C11: Charakteristische Werte bei Zugbeanspruchung in gerissenem Beton
(Bemessungsverfahren gemaB CEN/TS 1992-4 und TR 045)

(Bemessungsverfahren geméaf CEN/TS 1992-4 und TR 045)

Charakteristische Werte bei Zugbeanspruchung in gerissenem Beton

Dibelgréfe Betonstahl @12 | @14 | @16 | @20 | @25 | @28 | @32
Stahlversagen
Ngi,s =
Charakteristische Zugtragféhigkeit N [kN] As * fuk
Rk,s,5eis,C1
Kombiniertes Versagen durch Herausziehen und Betonausbruch
Charakteristische Verbundtragfahigkeit im gerissenen Beton C20/25
trockener und feuchter TRier [N/mm?] 7.5 7.0 6,5 6.0 5,5 5.5 5.5
Beton
Temperaturbereich I TRK seis C1 [N/mm?] 6,9 6,4 6,2 57 5,5 55 55
40°C/24°C TRk or [N/mm?] 7.5 6,5 6,0 50 45 4,0 4.0
wassergefilltes Bohrloch
TRK seis,C1 [N/mm?] 6,9 6,0 57 4.8 4,5 4,0 4,0
trockener und feuchter TRker [N/mm‘] 4.5 4.0 4.0 3.5 3,5 3.5 3,5
Temperaturbereich II: Beton TRiseis C1 [N/mm?] 4.1 3.7 3.8 3.3 3.5 3,5 3.5
60°C/43°C TRker [Nfmm2] | 45 4,0 4,0 35 3,5 35 3,0
wassergefiilites Bohrloch
TR, seis,C1 [N/mm?] 4.1 3,7 3,8 3,3 3,5 3,5 3,0
trockener und feuchter TRier | 4.0 3,5 3,5 3.0 3,0 3.0 3,0
Temperaturbereich I11: peton TRk seis O1 (Nfmm?] 3.7 32 | 33 | 29 | 30 | 30 | 30
72°Cl43°C TRKer [N/mm?] 4,0 3,5 3,5 3,0 3,0 3,0 3,0
wassergeflilltes Bohrloch
TR seis,C1 [N/mm?] 37 3,2 3,3 2,9 3,0 3,0 3,0
Erhéhungsfaktor fir Beton C30/37 1,04
{Nur statische oder quasi-statische
Beanspruchung) C40/50 1,08
e C50/60 1,10
Faktor geman
CEN/TS 1992-4-5 Kapitel 6.2.2.3 ks ] 7.2
Betonausbruch
Faktor geméan P [ 79
CEN/TS 1992-4-5 Kapitel 6.2.3.1 ° '
Randabstand Cer N [mm] 1,5 het
Achsabstand SerN [mm] 3,0 her
Montagesicherheitsbeiwert ) 12 14
(trockener und feuchter Beton) it ' '
Montagesicherheitsbeiwert ) 14
(wassergefiilltes Bohrloch) Tl '
Injektionssystem IM PURE HX ETA 1 fiir Beton
Leistungen Anlage C 11
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Tabelle C12: Charakteristische Werte bei Querbeanspruchung in gerissenem und
ungerissenem Beton (Bemessungsverfahren gemaB CEN/TS 1992-4 und

Charakteristische Werte bei Querbeanspruchung in gerissenem und ungerissenem Beton
(Bemessungsverfahren gemaf CEN/TS 1992-4 und TR 045)

TR 045)
DibelgréBe Betonstahl @8 | @10 | 212 | @14 | @16 | @20 ( @25 | @28 | @ 32
Stahlversagen ohne Hebelarm
VRks [kN] 0,50 * A« fu
Charakteristische Quertragfahigkeit
VR s seis,C1 [kN] E:;?:nl;neti?rt»llg:llg) 0,44« As * fue
Duktilitatsfaktor eméf} ks 08
CEN/TS 1992-4-5 Kapitel 6.3.2.1
Stahlversagen mit Hebelarm
M Res [Nm) 1.2 Wi - fue
Charakteristische Biegemoment
Maicsseisct | INM] Keine Leistung bestimmt (NPD)
Betonausbruch auf der lastabgewandten Seite
Faktor in Gleichung (27) der CEN/TS 1992-4-5 ks 2.0
Kapitel 6.3.3
Montagesicherheitsbeiwert Yinst 1,0
Betonausbruch
Effektive Ankerlange Iy [mm] Iy = min(her; 8 dnom)
Aussendurchmesser des Ankers Grom [mm] 8 10 12 14 16 20 24 27 30
Montagesicherheitsbeiwert Yinst 1,0
Injektionssystem IM PURE HX ETA 1 fiir Beton
Leistungen Anlage C 12
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Tabelle C13: Verschiebung unter Zugbeanspruchung” (Ankerstange)

DiibelgroBe Gewindestangen M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 | M27 | M 30
Ungerissener Beton C20/25 unter statischer, quasi-statischer Einwirkung
P Onp - Faktor [mm/(N/mm?)] | 0,011 | 0,013 | 0,015 | 0,020 | 0,024 | 0,029 | 0,032 | 0,035
On.. - Faktor [mm/(N/mm#)] | 0,044 | 0,052 | 0,061 | 0,079 | 0,096 | 0,114 | 0,127 | 0,140
T — Sno - Faktor [mm/(N/mm?2)] | 0,013 | 0,015 | 0,018 | 0,023 | 0,028 | 0,033 | 0,037 | 0,043
.. - Faktor [mm/(N/mm?)] | 0,050 | 0,060 | 0,070 | 0,091 | 0,111 [ 0,131 | 0,146 | 0,161
B 8no - Faktor [mm/(N/mm32)] | 0,013 | 0,015 | 0,018 | 0,023 | 0,028 | 0,033 | 0,037 | 0,043
On.. - Faktor [mm/(N/mm2)] | 0,050 | 0,060 | 0,070 | 0,091 | 0,111 | 0,131 | 0,146 | 0,161
Gerissener Beton C20/25 unter statischer, quasi-statischer und seismischer Einwirkung C1
Bno - Faktor [mm/(N/mm3)] 0,032 | 0,037 | 0,042 | 0,048 | 0,053 | 0,058
40°C/24°C
On.. - Faktor [mm/(N/mm?2)] 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21
S — Sno - Faktor [mm/(N/mm?)] | Keine Leistung | 0037 | 0,043 | 0,049 | 0,055 | 0,061 | 0,067
S\.. - Faktor [mm/(N/mm?)] | bestimmt (NPD) | 924 | 024 | 024 | 0,24 | 0,24 | 0,24
R Sno - Faktor [mm/(N/mm?)] 0,037 | 0,043 | 0,049 | 0,055 | 0,061 | 0,067
dn..- Faktor [mm/(N/mm3)] 024 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24
Gerissener Beton C20/25 unter seismischer Einwirkung C2
ADOC/24°C SnseisioLs) - Faktor [ [mm/(N/mm?)] 0,03 | 0,05
SN seis(uLs) - Faktor [ [mm/(N/mm3)] 0,06 | 0,09
ON seis(oLs) - Faktor | [mm/(N/mm?2 i i 0,03 0,05
60°C/43°C e [mmA ) Ee"’.e Le'silupng Keine Leistung bestimmt (NPD)
Sn seisiuts) - Faktor | [mm/(N/mm?)] | Pestimmt(NPD) | 0,06 | 0,09
oRCIA5C Bn seis(oLs) - Faktor | [mm/(N/mm?2)] 0,03 | 0,05
SN seisuLs) - Faktor | [mm/(N/mm2)] 0,06 | 0,09

" Berechnung der Verschiebung
8no = dno- Faktor - 7;
ON.. = On..- Faktor - T;

SN seis(DLS) = ONseis(DLs)- Faktor - T;
SN seis(ULS) = ON,seisuLs)- Faktor - T;

(t: einwirkende Verbundspannung)

Tabelle C14: Verschiebung unter Querbeanspruchung® (Ankerstange)

DiibelgréBe Gewindestangen M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 | M27 | M 30
Beton C20/25 unter statischer, quasi-statischer und seismischer Einwirkung C1

Svo - Faktor [mm/(kN)] 0,06 0,06 0,05 0,04 0,04 0,03 0,03 0,03
Alle Temperaturen

dv.. - Faktor [mm/(kN)] | 0,09 | 0,08 | 0,08 | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,05
Gerissener Beton C20/25 unter seismischer Einwirkung C2

Oy gei - Faktor mm/kN i ; 0,2 0,1
Alle Temperaturen Y,sels(DLS) [ ] f)( ene Leistung Keine Leistung bestimmt (NPD)

By seisuLs) - Faktor [mm/kN] estimmt(NPD) | g2 | 0,1

" Berechnung der Verschiebung
dvo = Oyo- Faktor - V;
dy., = dv.,- Faktor - V;

By seis(DLs) = Ov,seis(pLs)- Faktor - V
By seisruLs) = Ov.seisiuLs)- Faktor - V

(V: einwirkende Querkraft)

Injektionssystem IM PURE HX ETA 1 fiir Beton

Leistungen

Verschiebungen (Ankerstange)

Anlage C 13
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Tabelle C15: Verschiebung unter Zugbeanspruchung” (Betonstahl)

Verschiebungen (Betonstahl)

DiibelgroBe Betonstahl 8 210 | @12 | @14 | @16 | D20 | @25 | P28 | @32
Ungerissener Beton C20/25 unter statischer, quasi-statischer Einwirkung
B Onp - Faktor [mm/(N/mm?)] | 0,011 | 0,013 | 0,015 | 0,018 | 0,020 | 0,024 | 0,030 | 0,033 | 0,037
On.. - Faktor [mm/(N/mm#)] | 0,044 | 0,052 | 0,061 | 0,070 | 0,079 | 0,096 | 0,118 | 0,132 | 0,149
60°C/43°C dno - Faktor [mm/(N/mm2)] | 0,013 | 0,015 | 0,018 | 0,020 | 0,023 | 0,028 | 0,034 | 0,038 | 0,043
Sn.. - Faktor | [mm/(N/mm?)] | 0,050 | 0,060 | 0,070 | 0,081 | 0,091 | 0,111 | 0,136 | 0,151 | 0,172
70G/43°C dnp - Faktor [mm/(N/mm?)] | 0,013 | 0,015 | 0,018 | 0,020 | 0,023 | 0,028 | 0,034 | 0,038 | 0,043
n..- Faktor | [mm/(N/mm?2)] | 0,050 | 0,060 | 0,070 | 0,081 | 0,091 | 0,111 | 0,136 | 0,151 | 0,172
Gerissener Beton C20/25 unter statischer, quasi-statischer und seismischer Einwirkung C1
Sno- Faktor | [mm/(N/mm3)] 0,032 | 0,035 | 0,037 | 0,042 | 0,049 | 0,055 | 0,061
40°C/24°C
dn.. - Faktor | [mm/(N/mm2)] 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 | 0,21 | 0,21
60°C/43°C dno- Faktor | [mm/(N/mm?)] | Keine Leistung | 0,037 | 0,040 | 0,043 | 0,049 | 0,056 | 0,063 | 0,070
8.~ Faktor | [mm/(N/mmz)] | bestimmt (NPD) | 024 | 024 | 024 | 024 | 024 | 0,24 | 0,24
e Onp - Faktor [mm/(N/mm?2)] 0,037 | 0,040 | 0,043 | 0,049 | 0,056 | 0,063 | 0,070
On.. - Faktor [mm/(N/mm?2)] 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24
" Berechnung der Verschiebung
Sno = dno-Faktor - 1; (t: einwirkende Verbundspannung)
ON.. = On.-Faktor - T;
DiibelgroBe Betonstahl 28 210 | @12 | @14 | @16 | D20 | @25 | @28 | & 32
Beton C20/25 unter statischer, quasi-statischer und seismischer Einwirkung C1
Alle dyo - Faktor | [mm/(kN)] 0,06 0,05 0,05 0,04 0,04 0,04 0,03 0,03 0,03
Temperaturen |5, . Faktor | [mm/(kN)] 0,09 | 008 | 0,08 | 006 | 006 | 005 | 005 | 004 | 004
" Berechnung der Verschiebung
Svo = Svo-Faktor - V; (V: einwirkende Querkraft)
8yv... = Bv..-Faktor -V,
Injektionssystem IM PURE HX ETA 1 fiir Beton
Leistungen Anlage C 14
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