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ZUIlT BESONDERE BESTIMMUNGEN

Die Besonderen Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung werden wie folgt gean-
dert und erganzt.

1 Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung gilt fur die Herstellung und Verwendung der
Verlegeunterlagen "albert Bauprodukte" fiir Bodenbeldge nach DIN EN 14041" und
DIN EN 14342?% oder &hnliche Belage.

Die Verlegeunterlagen erfiillen die Anforderungen der "Grundsatze zur gesundheitlichen
Bewertung von Bauprodukten in Innenrdumen™ und diifen demgemé&R in Aufenthalts-
raumen verwendet werden.

Die Verlegeunterlagen erfiillen die Anforderungen an das Brandverhalten von normalent-
flammbaren Baustoffen bei Verlegung auf Untergriinden aus Holz oder Holzwerkstoffen
(Rohdichte = 300 kg/m?) und massiven mineralischen Untergriinden.

2 Bestimmungen fiir das Bauprodukt

21 Eigenschaften und Zusammensetzung
211 Die Verlegeunterlagen in Rollenform missen aus mit Polyurethan gebundenen minera-
lischen Flllstoffen bestehen, die mit folgenden Kaschierungen versehen sein konnen:
- PET-Folie
- HDPE-Folie
- PP-Spinnvlies
Die Gesamtdicke der Verlegeunterlagen muss 1,5mm bis 3,0 mm (£ 10 %) und das
Gesamtflachengewicht 1300 g/m? bis 2600 g/m? (+ 10 %) betragen.

21.2 Die Verlegeunterlagen missen die Anforderungen der "Grundsatze zur gesundheitlichen
Bewertung von Bauprodukten in Innenrdumen" insbesondere hinsichtlich der Emissionsbe-
grenzung flichtiger und schwer fliichtiger organischer Verbindungen erfiillen.

Die Verlegeunterlagen missen bei Verwendung auf den in Abs. 1 genannten Untergriinden
die Anforderungen an das Brandverhalten von Baustoffen der Klasse E/E; nach
DIN EN 13501-1*, Abschnitt 11 bzw. 12 oder Baustoffklasse DIN 4102-B2 nach DIN 4102-1°,
Abs. 6.2 erflillen.

213 Die chemische Zusammensetzung der Verlegeunterlagen muss mit der beim Deutschen
Institut fir Bautechnik hinterlegten Ubereinstimmen.

DIN EN 14041:2008-05 Elastische, textile und Laminat-Bodenbelage bzw. die in den Mitgliedsstaaten in
nationale Normen umgesetzte EN 14041:2004/AC:2005/AC:2006
2 DIN EN 14342:2013-09 Parkett und HolzfuRbéden — Eigenschaften, Bewertung der Konformitat und Kenn-

zeichnung bzw. die in den Mitgliedsstaaten in nationale Normen umgesetzte
EN 14342:2013
Grundsatze zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten in Innenrdumen, verdffentlicht auf der Homepage

des DIBt, http://www.dibt.de.
Eine Bewertung des Geruches erfolgt im Rahmen der Zulassung nicht.

DIN EN 13501-1:2010-1 Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brandverhalten; Teil 1:
Klassifizierung mit den Ergebnissen aus den Prufungen zum Brandverhalten von

Bauprodukten
s DIN 4102-1:1998-05 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Teil 1: Baustoffe — Begriffe, Anforde-

rungen, Prifungen
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214 Der in Abschnitt 1 genannte Zulassungsgegenstand umfasst eine Gruppe von Einzelpro-
dukten, deren Dicken und Flachengewichte den in Abschnitt 2.1.1 angegebenen Werten
entsprechen missen; sie missen ansonsten in Aufbau und chemischer Zusammensetzung
identisch sein. Die Liste der Einzelprodukte ist der Zulassung in der Anlage 1 beigefiigt.

Wolfgang Misch Beglaubigt
Referatsleiter
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Zulassungsgegenstand:
"albert Bauprodukte"

Die Auflistung der in der Zulassung geregelten Einzelprodukte wird wie folgt erganzt:

Anlage 1

Lfd. Nr.

Name der Verlegeunterlage

albert 6kolay plus 2.0

albert qualilay plus 2.0

albert 6kolay light 3.0

albert 6kolay plus 3.0

albert 6kolay comfort 2.0

albert 6kolay comfort 3.0

albert vinalay grip
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albert vinalay
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