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Dieser Bescheid andert und ergénzt die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung und verlangert die
Geltungsdauer der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Nr. Z-19.14-1591 vom 7. Februar 2014.
Dieser Bescheid umfasst drei Seiten. Er gilt nur in Verbindung mit der oben genannten allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung und darf nur zusammen mit dieser verwendet werden.
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ZU Il

BESONDERE BESTIMMUNGEN

Die Besonderen Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung werden wie folgt
geandert und erganzt.

1. Abschnitt 1 erhélt folgende Fassung:
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Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

Zulassungsgegenstand

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung gilt fir die Errichtung der Brandschutzvergla-
sung, "HE 931" genannt, und ihre Anwendung als Bauteil der Feuerwiderstandsklasse F 90
nach DIN 4102-13",

Die Brandschutzverglasung ist im Wesentlichen aus Scheiben, einem Rahmen aus Metall-
Kunststoff-Verbundprofilen mit innenliegenden Streifen aus nichtbrennbaren (Baustoffklasse
DIN 4102-A1)* Bauplatten, den Glashalteleisten, den Dichtungen und den Befestigungs-
mitteln nach Abschnitt 2 zu errichten.

Die Brandschutzverglasung darf aus werkseitig vorgefertigten, seitlich aneinandergereihten
Rahmenelementen zusammengesetzt werden.

Anwendungsbereich

Die Brandschutzverglasung ist mit dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung nach-
gewiesen als Bauart zur Errichtung von nichttragenden, inneren Wanden bzw. zur Errichtung
lichtdurchlassiger Teilflachen in inneren Wé&nden und darf - unter Bericksichtigung
bauordnungsrechtlicher Mal3gaben - angewendet werden (s. auch Abschnitt 1.2.3).

Die Brandschutzverglasung erflllt die Anforderungen der Feuerwiderstandsklasse F 90 bei
einseitiger Brandbeanspruchung, jedoch unabhéngig von der Richtung der Brandbean-
spruchung.

Die Brandschutzverglasung ist in brandschutztechnischer Hinsicht nachgewiesen.

Nachweise der Standsicherheit und diesbezuglicher Gebrauchstauglichkeit sind fur
den - auch in den Anlagen dargestellten - Zulassungsgegenstand, unter Einhaltung der in
dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung definierten Anforderungen und unter
Berucksichtigung der Bestimmungen in Abschnitt 3, fir die im Anwendungsfall geltenden
Verhéltnisse und Erfordernisse, zu fuhren.

Weitere Nachweise der Gebrauchstauglichkeit und der Dauerhaftigkeit der einzelnen
Produkte und der Gesamtkonstruktion sind mit dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulas-
sung nicht erbracht.

Die Anwendung der Brandschutzverglasung ist nicht nachgewiesen, wo nach bauaufsicht-
lichen Vorschriften Anforderungen an den Warme- und/oder Schallschutz gestellt werden.
Die Brandschutzverglasung ist bei vertikaler Anordnung (Einbaulage > 80° bis 90°) in/an
Massivwande bzw. —bauteile oder Trennwédnde nach Abschnitt 4.3.1.1 einzubauen/an-
zuschlieBen. Diese an die Brandschutzverglasung allseitig angrenzenden Bauteile missen
mindestens feuerbesténdige® Bauteile sein.

Die Brandschutzverglasung darf an Bauteile nach Abschnitt 4.3.1.2, jeweils mindestens der

DIN 4102-13:1990-05 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Brandschutzverglasungen; Begriffe,
Anforderungen und Prifungen
DIN 4102-1:1998-05 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Teil 1: Baustoffe; Begriffe, Anfor-

derungen und Prifungen
Zuordnung der klassifizierten Eigenschaften des Feuerwiderstandes zu den bauaufsichtlichen Anforderungen
geman Bauregelliste A Teil 1, Anlagen 0.1 ff., in der jeweils aktuellen Ausgabe, s. www.dibt.de

1.19.14-275/15
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Feuerwiderstandsklasse F 90 nach DIN 4102-2* bzw. nach DIN 4102-4° und DIN 4102-22°,
angeschlossen werden, sofern diese wiederum Uber ihre gesamte Lange bzw. Hohe an
raumabschlieRende, entsprechend feuerwiderstandsfahige Bauteile angeschlossen sind.

1.25 Die zulassige Hohe der Brandschutzverglasung betragt maximal 4500 mm; sie betragt maxi-
mal 4000 mm sofern die Brandschutzverglasung in Verbindung mit Feuerschutzabschliissen
nach Abschnitt 1.2.8 ausgefuhrt wird.

Die Lange der Brandschutzverglasung ist nicht begrenzt.

Wird die Brandschutzverglasung - ohne Feuerschutzabschliisse - in die Offnung einer
Trennwand eingebaut, betragen die maximal zuldssigen Abmessungen der
Brandschutzverglasung 6000 mm (Lange) x 4500 mm (Hohe). Die Trennwand darf im
Bereich der Brandschutzverglasung maximal 5000 mm hoch sein.

1.2.6 Die Brandschutzverglasung ist so in Teilflachen zu unterteilen, dass Einzelglasflachen (maxi-
male ScheibengréfRe) entsprechend Tabelle 1 entstehen.

Tabelle 1
maximale
Scheibentyp ScheibengrofRe Format
[mm]

"Pilkington Pyrostop 90-1.." und
"Pilkington Pyrostop 90-2.." 1500 x 2900 Hoch- oder

Querformat
"PROMAGLAS F1-90" 1400 x 2820

1.2.7 In einzelne Teilflachen der Brandschutzverglasung durfen anstelle der Scheiben Ausfillun-

gen nach Abschnitt 2.1.5 mit maximal zuldssigen Abmessungen entsprechend Tabelle 2
eingesetzt werden.

Tabelle 2
Ausfillungst maximale
1 gstyp ) Abmessungen Format
(siehe auch Abschnitt 2.1.5)
[mm]
A 1200 x 2900 Hoch- oder
B 1250 x 2600 | Querformat

1.2.8 Die Brandschutzverglasung darf in Verbindung mit Feuerschutzabschlissen gemaR
Abschnitt 3.1 ausgefiihrt werden.

1.2.9 Die Brandschutzverglasung darf nicht als Absturzsicherung angewendet werden.
1.2.10 Die Brandschutzverglasung darf nicht planmaRig der Aussteifung anderer Bauteile dienen.

2. Samtliche Bestimmungen (auch in den Anlagen) zu Eckaushildungen werden ersatzlos gestrichen.

Maja Tiemann Beglaubigt
Referatsleiterin
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DIN 4102-2:1977-09 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Bauteile; Begriffe, Anforderungen
und Prufungen
> DIN 4102-4:1994-03 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Zusammenstellung und Anwendung
und DIN 4102-4/A1:2004-11  Klassifizierter Baustoffe, Bauteile und Sonderbauteile
6 DIN 4102-22:2004-11 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen — Teil 22: Anwendungsnorm zu

DIN 4102-4 auf der Bemessungsbasis von Teilsicherheitsbeiwerten
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