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ZUIll BESONDERE BESTIMMUNGEN

Die Besonderen Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung werden wie folgt
geandert und erganzt.

Abschnitt 3.5 Brandschutz wird wie folgt ergénzt:

Zusétzlich muss bei schwerentflammbaren WDVS die Ausfihrung entsprechend der im
Abschnitt 4.9 bestimmten Malinahmen unter Beachtung der dort angegebenen Randbedin-
gungen erfolgen. Andernfalls darf das WDVS nur dort verwendet werden, wo bauaufsichtlich
normalentflammbare AuRenwandbekleidungen zulassig sind.

Abschnitt 4.9 Zuséatzliche konstruktive Brandschutzmal3nahmen

Fur schwerentflammbare WDVS mit bis zu 200 mm dicken EPS-Platten miissen zusétzlich
zu den in Abschnitt 4.6.2 enthaltenen Bestimmungen folgende konstruktive Brandschutz-
maflnahmen gegen eine Brandeinwirkung von auf3en ausgefiihrt werden (siehe Anlagen 7, 8
und 9):

Variante | (s. a. Anlage 7):

1. Ausfiihrung eines nichtbrennbaren Fugenleit-WDVS oberhalb eines maximal 90 cm
hohen Spritzwassersockels (beliebiger Ausfiihrung) (ber Gelandeoberkante oder
genutzten angrenzenden horizontalen Gebaudeteilen (z. B. Parkdacher u. a.) bis zur
Hohe der Decke Uber dem 2. Geschoss, jedoch auf mindestens 6 m Hohe,

2. ein Brandriegel in Hohe der Decke des 3. Geschosses lber Gelandeoberkante oder
angrenzender horizontaler Gebaudeteile nach Nr. 1, jedoch zu dem darunter angeord-
neten Brandriegel mit einem Achsabstand von nicht mehr als 8 m. Bei groéReren
Abstanden sind zusatzliche Brandriegel einzubauen.

3. weitere Brandriegel an Ubergadngen der AuRenwand zu horizontalen Flachen (z. B.
Durchgange, -fahrten, Arkaden), soweit diese in dem durch einen Brand von aul3en bean-
spruchten Bereich des 1. bis 3. Geschosses liegen.

Die Brandriegel miussen folgende Anforderungen erfllen:

— Hohe = 200 mm,

— nichtbrennbare Mineralwolle-Lamellenstreifen, Baustoffklasse A1 oder A2 nach
DIN 4102-1 bzw. Klasse Al oder A2 - s1,d0 nach DIN EN 13501-1, nicht glimmend; aus

Steinfasern mit einem Schmelzpunkt von mindestens 1000 °C geprift nach DIN 4102-17;
mit einer Rohdichte zwischen 60 und 100 kg/m3,

— mit mineralischem Klebemértel (Bindemittel: Kalk und/oder Zement) vollflachig angeklebt
und

— zusatzlich mit WDVS-Dibeln angediubelt (entweder durch den bewehrten Unterputz
hindurch, oberflachenbindig unter dem bewehrten Unterputz oder im Mineralwolle-
Lamellendammestoff versenkt),

— Verdubelung mit zugelassenen WDVS-Dubeln bestehend aus Dubelteller und Hilse aus
Kunststoff sowie Spreizelement aus Stahl, Durchmesser des Ddubeltellers = 60 mm,
Rand- und Zwischenabstidnde der Dubel: mindestens 10 cm nach oben und unten,
maximal 15cm zu den seitlichen Randern eines Brandriegel-Streifenelements sowie
maximal 45 cm zum benachbarten Dubel.

Weiterhin ist ein Brandriegel (wie vorstehend beschrieben) maximal 1,0 m unterhalb von
angrenzenden brennbaren Bauprodukten (z. B. am oberen Abschluss des WDVS unterhalb
eines Daches) in der Dammebene des WDVS anzuordnen. Dieser Brandriegel ist mit einem
Klebemdrtel vollflachig anzukleben; eine zuséatzliche Verdibelung mit zugelassenen WDVS-
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Dubeln ist jedoch nur auszufiihren, wenn sie zur Aufnahme der Lasten aus Winddruck
(Windsog) benétigt wird.

Die fur schwerentflammbare WDVS mit maximal 200 mm dicken EPS-Platten im Abs. 4.6.2
vorgeschriebenen MaBnahmen im Bereich von AuRenwandéffnungen missen erst oberhalb
des Brandriegels nach Nr. 2 ausgefiihrt werden.

Das oberhalb des nichtbrennbaren Fugenleit-WDVS nach Nr. 1 applizierte Fugenleit-WDVS
mit EPS-Dammplatten muss mindestens bis zur Hohe des Brandriegels nach Nr. 2 folgende
Anforderungen erfillen;

— Mindestdicke der aufgeklebten Klinkerriemchen von 14 mm,
— Mindestdicke des Verlegemdrtels von 3 mm fir die Verklebung der Klinkerriemchen.

Im Bereich des Ubergangs vom nichtbrennbaren Fugenleit-WDVS nach Nr. 1 sowie von den
Brandriegeln nach Nr. 2 und 3 zum Fugenleit-WDVS mit EPS-Dammstoff ist ein Verlege-
mortel mit einem Bewehrungsgewebe (Flachengewicht = 160 g/m?) auszufihren. Hierfur
sind die Stege der profilierten EPS-Platten sowie die Stege der profilierten Dammplatten des
WDVS nach Nr. 1 auf jeweils mindestens 300 mm Breite sorgfaltig abzutragen. Der Verlege-
mortel ist mit dem Bewehungsgewebe auf die Brandriegel bzw. die Dammplatten des WDVS
nach Nr. 1 und die EPS-Dammplatten ohne Profilierung aufzubringen. Der Verlegemortel
muss dabei in die Oberflache der Mineralwolle eingearbeitet (Press-Spachtelung) und in
einem zweiten Arbeitsgang "frisch in frisch" vollflachig aufgetragen werden. Das Armie-
rungsgewebe ist in das aul3ere Drittel des Mortels einzuarbeiten. Stol3e des Bewehrungs-
gewebes sind mindestens 10 cm zu Uberlappen.

Variante |l

Alternativ zu den vorstehend unter "Variante I" beschriebenen, konstruktiven Brandschutz-
mafRnahmen kdnnen folgende Brandschutzmafhahmen gegen eine Brandeinwirkung von
aullerhalb des Gebaudes ausgefiihrt werden:

1. Ausfihrung eines schwerentflammbaren WDVS oberhalb eines maximal 90 cm hohen
Spritzwassersockels (beliebiger Ausfihrung) Uber Gelédndeoberkante oder genutzten
angrenzenden horizontalen Gebaudeteilen (Parkdacher u. a.) bis zur Decke Uber dem
3. Geschoss, entweder als
a) geklebtes WDVS mit Putzschicht, d < 300 mm,

b) geklebt-gedibeltes WDVS mit Putzschicht, d < 300 mm,
c) schienenbefestigtes WDVS mit Putzschicht, d < 200 mm oder

d) geklebt-gedibeltes WDVS mit Keramik-/Natursteinbekleidung und bewehrtem Unter-
putz, d < 200 mm,

unter Berucksichtigung der fir das jeweilige WDVS vorgeschriebenen Brandschutzmal3-

nahmen (s. a. Anlagen 8 und 9).
Weiterhin ist ein Brandriegel maximal 1,0 m unterhalb von angrenzenden brennbaren Bau-
produkten (z. B. am oberen Abschluss des WDVS unterhalb eines Daches) in der Damm-
ebene des WDVS anzuordnen. Dieser Brandriegel ist mit einem Klebemdartel vollflachig
anzukleben; eine zuséatzliche Verdibelung mit zugelassenen WDVS-Dubeln ist jedoch nur
auszufuhren, wenn sie zur Aufnahme der Lasten aus Winddruck (Windsog) benétigt wird.
Dieser Brandriegel muss folgende Anforderungen erftillen:
— Ho6he = 200 mm,

— nichtbrennbare Mineralwolle-Lamellenstreifen, Baustoffklasse A1 oder A2 nach
DIN 4102-1 bzw. Klasse Al oder A2 - s1,d0 nach DIN EN 13501-1, nicht glimmend; aus
Steinfasern mit einem Schmelzpunkt von mindestens 1000 °C gepruft nach DIN 4102-17;
mit einer Rohdichte zwischen 60 und 100 kg/m3.
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Die fir schwerentflammbare WDVS mit Dammdicken von mehr als 100 mm bis maximal
200 mm in Abs. 4.6.2 vorgeschriebenen MalRnahmen im Bereich von Aulzenwandoffnungen
mussen erst oberhalb des WDVS nach Nr. 1 ausgefuhrt werden.

Dirk Brandenburger Beglaubigt
Abteilungsleiter
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Anlage 7

BR 1:

¢ vollflachig angeklebt mit mineralischem
Klebemértel und zusatzlich gedibelt

+ Ubergange zu EPS mit armiertem
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=300 mm

=300 mm

1 - tragende Wand

2 — EPS-Dammstoff

3 —Verlegemdrtel mit
Armierungsgewebe am Ubergang
vom Brandriegel bzw. dem
nichtbrennbaren Fugenleit-WDVS
zum EPS-Dammstoff

4 — Klinker-Schlussheschichtung

5 — Brandriegel

6 — Mineralwolle-Dammstoff des
nichtbrennbaren Fugenleit-WDVS
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Bekleidung

Zusatzliche Brandschutzmaflinahmen gemaf Abs. 4.9,
Variante Il, Nr. 1a), b) und c)

Fir schwerentflammbare WDVS mit bis zu 200 mm dicken EPS-Platten miissen zusatzlich zu den in
Abschnitt 4.6.2 enthaltenen Bestimmungen folgende konstruktiven MaRnahmen gegen eine Brand-
einwirkung von auf3en ausgefiihrt werden:

1.

ein Brandriegel an der Unterkante des WDVS bzw. maximal 90 cm Uber Geldndeoberkante oder
genutzten angrenzenden horizontalen Gebaudeteilen (z. B. Parkdacher u. a.).

ein Brandriegel in Hohe der Decke des 1. Geschosses uber Gelandeoberkante oder angrenzenden
horizontalen Gebaudeteilen nach Nr. 1, jedoch zu dem darunter angeordneten Brandriegel mit
einem Achsabstand von nicht mehr als 3 m. Bei gréReren Abstanden sind zuséatzliche Brandriegel
einzubauen.

ein Brandriegel in Hohe der Decke des 3. Geschosses Uber Gelandeoberkante oder angrenzender
horizontaler Gebaudeteile nach Nr. 1, jedoch zu dem darunter angeordneten Brandriegel mit einem
Achsabstand von nicht mehr als 8 m. Bei grofReren Abstanden sind zuséatzliche Brandriegel einzu-
bauen.

weitere Brandriegel an Ubergéangen der AuRenwand zu horizontalen Flachen (z. B. Durchgénge, -
fahrten, Arkaden), soweit diese in dem durch einen Brand von auf3en beanspruchten Bereich des
1. bis 3. Geschosses liegen.

Die Brandriegel miissen folgende Anforderungen erfillen:

Hoéhe = 200 mm,

nichtbrennbare Mineralwolle-Lamellenstreifen, Baustoffklasse A1l oder A2 nach DIN 4102-1 bzw.
Klasse Al oder A2 -s1,d0 nach DIN EN 13501-1 nicht glimmend, aus Steinfasern mit einem
Schmelzpunkt von mindestens 1000 °C geprift nach DIN 4102-17, mit einer Rohdichte zwischen
60 und 100 kg/m3,

mit mineralischem Klebemoértel (Bindemittel: Kalk und/oder Zement) vollflachig angeklebt und

zusatzlich mit WDVS-Dibeln angedibelt (entweder durch den bewehrten Unterputz hindurch,
oberflachenblindig unter dem bewehrten Unterputz oder im Mineralwolle-Lamellenddmmstoff
versenkt),

Verdubelung mit zugelassenen WDVS-Dibeln bestehend aus Dubelteller und Ulse aus Kunststoff
sowie Spreizelement aus Stahl, Durchmesser des Dubeltellers = 60 mm, Rand- und Zwischen-
abstande der Dibel: mindestens 10 cm nach oben und unten, maximal 15 cm zu den seitlichen
Randern eines Brandriegel-Streifenelements sowie maximal 45 cm zum benachbarten Dubel.

Bei Ausfiihrung eines WDVS nach Nr. 1c) sind Durchdringungen der Brandriegel durch PVC-Profile
der Schienenbefestigung des EPS-Dammstoffs nicht zulassig.

Das applizierte WDVS muss von der Unterkante des WDVS bis mindestens zur Hohe des Brand-
riegels nach Nr. 3 folgende Anforderungen erfullen:

789403.15

Mindestdicke des Putzsystems (Oberputz + Unterputz) von 4 mm, bei Ausfiihrung vorgefertigter,
klinkerartiger Putzteile ('Flachverblender') Dicke des Unterputzes = 4 mm, soweit fir das jeweilige
WDVS keine gréReren Putzdicken vorgeschrieben sind,

an Gebaudeinnenecken sind in den bewehrten Unterputz Eckwinkel aus Glasfasergewebe,
Flachengewicht =280 g/m2 und Reil3festigkeit >2,3 kN/5 cm (im Anlieferungszustand) einzu-
arbeiten,

Verwendung von EPS mit einer Rohdichte max. 25 kg/ms3, soweit fur das jeweilige WDVS keine
geringeren EPS-Rohdichten vorgeschrieben sind, und

Verwendung eines Armierungsgewebes mit einem Flachengewicht von = 150 g/m2.

1.33.46-465/7
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Warmedamm-Verbundsystem mit angeklebter

Bekleidung

Anordnung der zusatzlichen BrandschutzmaRBnahmen
geman Abs. 4.9, Variante I, Nr. 1a), b) und c)

Brandriegel gegen Brandeinwirkung von auf3en

BR1-3:
vollflachig angeklebt mit mineralischem
Klebemortel und zuséatzlich gedubelt

Zusatz-BR

e maximal 1,0 m unterhalb von angrenzenden
brennbaren Bauprodukten (z. B. Dacher)

e vollflachig angeklebt mit Klebemortel, ggf. zur
Aufnahme von Windlasten angedubelt

Gebaudeausschnitt

O

AuRenwandéffnung

Sturzschutz / 3-seitige Einhausung
gemal Zulassungsabschnitt 4.6.2

Bereich mit WDVS nach Abs. 4.9,
Variante Il, Nr. 1a), b) oder ¢)
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Warmedamm-Verbundsystem mit angeklebter Anlage 9a
Bekleidung

Zusatzliche Brandschutzmaflinahmen gemaf Abs. 4.9,
Variante Il, Nr. 1d)

Fir schwerentflammbare WDVS mit bis zu 200 mm dicken EPS-Platten miissen zusatzlich zu den in
Abschnitt 4.6.2 enthaltenen Bestimmungen folgende konstruktive BrandschutzmalBnahmen gegen
eine Brandeinwirkung von aufen ausgefiihrt werden:

1.

Ausflhrung einer nichtbrennbaren Auflenwandbekleidung oder eines schwerentflammbaren WDVS
mit nichtbrennbarem Mineralwolle-Dammstoff oberhalb eines maximal 90 cm hohen Spritzwasser-
sockels (beliebiger Ausfliihrung) Uber Gelandeoberkante oder genutzten angrenzenden horizon-
talen Gebaudeteilen (z. B. Parkdacher u. a.) bis zur Hohe der Decke Uber dem 1. Geschoss,
jedoch auf mindestens 3 m Hoéhe,

ein Brandriegel an der Unterkante des WDVS mit Polystyrolddmmstoff,

ein Brandriegel in Hohe der Decke des 3. Geschosses Uber Gelandeoberkante oder angrenzender
horizontaler Gebaudeteile nach Nr. 1, jedoch zu dem darunter angeordneten Brandriegel mit einem
Achsabstand von nicht mehr als 8 m. Bei groReren Abstanden sind zuséatzliche Brandriegel einzu-
bauen,

weitere Brandriegel an Ubergéangen der AuRenwand zu horizontalen Flachen (z. B. Durchgénge, -
fahrten, Arkaden), soweit diese in dem durch einen Brand von auf3en beanspruchten Bereich des
1. bis 3. Geschosses liegen.

Die Brandriegel miissen folgende Anforderungen erfillen:

Hoéhe = 200 mm,

nichtbrennbare Mineralwolle-Lamellenstreifen, Baustoffklasse A1l oder A2 nach DIN 4102-1 bzw.
Klasse Al oder A2-s1,d0 nach DIN EN 13501-1 nicht glimmend, aus Steinfasern mit einem
Schmelzpunkt von mindestens 1000 °C geprift nach DIN 4102-17; mit einer Rohdichte zwischen
60 und 100 kg/m3,

mit mineralischem Klebemoértel (Bindemittel: Kalk und/oder Zement) vollflachig angeklebt und

zusatzlich mit WDVS-Dibeln angedibelt (entweder durch den bewehrten Unterputz hindurch,
oberflachenbiindig unter dem bewehrten Unterputz oder im Mineralwolle-Lamellendammstoff
versenkt),

Verdiubelung mit zugelassenen WDVS-Dubeln bestehend aus Dubelteller und Hilse aus Kunststoff
sowie Spreizelement aus Stahl, Durchmesser des Dubeltellers = 60 mm, Rand- und Zwischen-
abstande der Dubel: mindestens 10 cm nach oben und unten, maximal 15 cm zu den seitlichen
Randern eines Brandriegel-Streifenelements sowie maximal 45 cm zum benachbarten Dubel.

Das applizierte WDVS mit EPS-Platten muss von der Unterkante des WDVS bis mindestens zur Hohe
des Brandriegels nach Nr. 3 folgende Anforderungen erftllen:

789403.15

Mindestdicke des armierten Unterputzes von 2 mm, soweit in den allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassungen keine groRere Mindestdicke des Unterputzes vorgeschrieben ist,

an Gebaudeinnenecken sind in den bewehrten Unterputz Eckwinkel aus Glasfasergewebe,
Flachengewicht =280 g/m? und Reil3festigkeit > 2,3 kN/5 cm (im Anlieferungszustand) einzu-
arbeiten.,

Verwendung von EPS mit einer Rohdichte max. 25 kg/ms3, soweit fur das jeweilige WDVS keine
geringeren EPS-Rohdichten vorgeschrieben sind, sowie

Verwendung eines Armierungsgewebes mit einem Flachengewicht von = 150 g/m2.

1.33.46-465/7
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Nichtbrennbare AuRenwandbekleidung oder schwerentflammbares WDVS mit
nichtbrennbarer Mineralwolle-Ddmmung, oberhalb Spritzwassersockel tiber
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Gelandeoberkante, bis zur Hohe der Decke tiber dem 1. Geschoss, jedoch mind. 3 m



