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ZUIll BESONDERE BESTIMMUNGEN

Die Besonderen Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung werden wie folgt
geandert und erganzt.

1. Abschnitt 3.4 (Brandschutz) wird erganzt durch:

Zusétzlich muss bei schwerentflammbaren WDVS die Ausfuihrung entsprechend der im Abschnitt 4.10
bestimmten MafRnahmen unter Beachtung der dort angegebenen Randbedingungen erfolgen.
Andernfalls darf das WDVS nur dort verwendet werden, wo bauaufsichtlich normalentflammbare
AuRenwandbekleidungen zulassig sind.

2. Abschnitt 4.10 Zusatzliche konstruktive BrandschutzmalRnahmen kommt hinzu:

Bei schwerentflammbaren WDVS mit EPS-Dammplatten missen folgende Brandschutzmaf3nahmen
gegen eine Brandeinwirkung von aul3erhalb des Gebaudes ausgefihrt werden (siehe Anlage 6):

1. auBere Beplankung der Wande bis zur Hohe der Decke des 3. Geschosses Uber Gelandeober-
kante oder genutzten angrenzenden horizontalen Gebaudeteilen (z. B. Parkdacher u. a.) mit
nichtbrennbaren Plattenwerkstoffen (Baustoffklasse DIN 4102-A oder Klassen A1 bzw. A2 - s1,d0
nach DIN EN 13501-1),

2. Ausflihrung einer nichtbrennbaren AuRenwandbekleidung oder eines schwerentflammbaren WDVS
mit nichtbrennbarem Mineralwolle-Dammstoff oberhalb eines maximal 90 cm hohen Spritzwasser-
sockels Uber Gelandeoberkante oder genutzten angrenzende horizontale Gebaudeteilen nach
Nr. 1 bis zur H6he der Decke Uber dem 1. Geschoss, jedoch auf mindestens 3 m Hohe,

3. ein Brandriegel an der Unterkante des WDVS mit EPS-Dammestoff,

4. ein Brandriegel in Hohe der Decke des 3. Geschosses Uber Gelandeoberkante oder angrenzenden
horizontalen Gebaudeteilen nach Nr. 1, jedoch zu dem darunter angeordneten Brandriegel mit
einem Achsabstand von nicht mehr als 8 m. Bei groferen Abstanden sind zusatzliche Brandriegel
einzubauen,

5. weitere Brandriegel an Ubergéangen der Aulenwand zu horizontalen Flachen (z. B. Durchgénge,
-fahrten, Arkaden), soweit diese in dem durch einen Brand von auflen beanspruchten Bereich des
1. bis 3. Geschosses liegen.

Die Platten fur die Beplankung nach Nr. 1 mussen mindestens in die Klasse K,30 nach
DIN EN 13501-2 eingestuft sein.

Die Brandriegel missen folgende Anforderungen erfillen:
— Hohe =200 mm,

— nichtbrennbare Mineralwolle-Lamellenstreifen, Baustoffklasse A1 oder A2 nach DIN 4102-1 bzw.
Klasse Al oder A2-s1,d0 nach DIN EN 13501-1, nicht glimmend, aus Steinfasern mit einem
Schmelzpunkt von mindestens 1000 °C geprift nach DIN 4102-17, mit einer Rohdichte zwischen
60 und 100 kg/m3,

— mit einem Klebemdrtel vollflachig angeklebt.

Weiterhin ist ein Brandriegel (wie vorstehend beschrieben) maximal 1,0 m unterhalb von angren-
zenden brennbaren Bauprodukten (z. B. am oberen Abschluss des WDVS unterhalb eines Daches) in
der Dadmmebene des WDVS anzuordnen. Dieser Brandriegel ist ebenfalls mit einem Klebemdrtel voll-
flachig anzukleben.
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Das applizierte WDVS mit EPS-Dammplatten muss von der Unterkante des WDVS bis mindestens zur
Hohe des Brandriegels nach Nr. 4 folgende Anforderungen erfillen:

Mindestdicke des Putzsystems (Oberputz + Unterputz) von 4 mm,

an Gebaudeinnenecken sind in den bewehrten Unterputz Eckwinkel aus Glasfasergewebe,
Flachengewicht =280 g/m2 und Reil3festigkeit > 2,3 kN/5 cm (im Anlieferungszustand) einzu-
arbeiten,

Verwendung von EPS mit einer Rohdichte max. 25 kg/m3 und
Verwendung eines Armierungsgewebes mit einem Flachengewicht von = 150 g/m2.

Dirk Brandenburger Beglaubigt
Abteilungsleiter
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Anlage 6

Anordnung der zusétzlichen BrandschutzmafBnahmen gemaf Abschnitt 4.10

Brandriegel gegen Brandeinwirkung von auf3en
BR:
- vollflachig angeklebt mit Klebemortel

Zusatz-BR

® maximal 1,0 m unterhalb von angrenzenden
brennbaren Bauprodukten (z. B. Dacher)

® vollflachig angeklebt mit Klebemortel

Gebaudeausschnitt

O]

AuRenwandoffnung

Zusatz-BR

v

maximal 1,0 m
unterhalb von
angrenzenden
brennbaren
Bauprodukten
(z. B. Déacher)

2.BR

-
In Hohe der Decke

Uber dem 3. Geschoss

1.BR

———

Unterkante des WDVS
mit Polystyrolddmmstoff

/in Hohe der Decke uber

dem 1. Geschoss

785818.15

Y

Bereich ohne BrandschutzmafRnahmen

tiber / um AuRenwanddffnunaen

Y

max. 8,0 m

auRere Beplankung der Wgnde bis zur Héhe der Decke uber

dem 3. Geschoss mit nichtbrennbaren Plattenwerkstoffen und

der Klassifizieruna K»30 nach DIN EN 13501-2

Spritzwassersockel,
max. 90 cm hoch
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Nichtbrennbare AuRBenwandbekleidung oder schwerentflammbares WDVS mit nichtbrennbarem Mineralwolle-Dammstoff,

oberhalb Spritzwassersockel tiber Gelandeoberkante, bis zur Hohe der Decke tber dem 1. Geschoss, jedoch mind. 3m



