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ZUIll BESONDERE BESTIMMUNGEN

Die Besonderen Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung werden wie folgt geén-
dert und erganzt;

Abschnitt 3.5.3 Gesamtsystem wird wie folgt ergénzt:
3.5.3 Gesamtsystem

Zusétzlich muss bei schwerentflammbaren WDVS (Gesamtsystem) mit Dammplatten aus
EPS die Ausfihrung entsprechend der im Abschnitt 4.11 bestimmten MalRnahmen unter
Beachtung der dort angegebenen Randbedingungen erfolgen. Andernfalls darf das WDVS
nur dort verwendet werden, wo bauaufsichtlich normalentflammbare AuRenwandbekleidun-
gen zuléssig sind.

Abschnitt 4.11 wird neu hinzugefugt:

4.11 Zusatzliche konstruktive BrandschutzmaRnahmen

Fur schwerentflammbare WDVS mit bis zu 300 mm dicken EPS-Platten (Alt- und Neusys-
tem) und auf HWL-Platten aufgebrachte Neusysteme mit EPS-Platten mit einer
Gesamtdammstoffdicke von maximal 300 mm (HWL und EPS) mussen zusétzlich zu den in
Abschnitt 4.6.2 enthaltenen Bestimmungen folgende konstruktiven MafBhahmen gegen eine
Brandeinwirkung von aufen ausgefuhrt werden (siehe Anlage 4):

1. ein Brandriegel an der Unterkante des WDVS bzw. maximal 90 cm Uber Gelandeober-
kante oder genutzten angrenzenden horizontalen Gebé&udeteilen (z. B. Parkdacher u. a.).

2. ein Brandriegel in Hohe der Decke des 1. Geschosses Uber Gelandeoberkante oder
angrenzenden horizontalen Gebaudeteilen nach Nr. 1, jedoch zu dem darunter angeord-
neten Brandriegel mit einem Achsabstand von nicht mehr als 3 m.

Bei groR3eren Absténden sind zuséatzliche Brandriegel einzubauen.

3. ein Brandriegel in Hohe der Decke des 3. Geschosses Uber Gelandeoberkante oder
angrenzender horizontaler Geb&udeteile nach Nr. 1, jedoch zu dem darunter angeord-
neten Brandriegel mit einem Achsabstand von nicht mehr als 8 m.

Bei groReren Absténden sind zuséatzliche Brandriegel einzubauen

4. weitere Brandriegel an Ubergingen der AuBenwand zu horizontalen Flachen (z. B.
Durchgéange, -fahrten, Arkaden), soweit diese in dem durch einen Brand von auf3en
beanspruchten Bereich des 1. bis 3. Geschosses liegen.

Die Brandriegel miussen folgende Anforderungen erfllen:
— Ho6he =200 mm,

— nichtbrennbare Mineralwolle-Lamellenstreifen, Baustoffklasse A1 oder A2 nach
DIN 4102-1 bzw. Klasse Al oder A2- s1, dO nach DIN EN 13501-1, nicht glimmend, aus
Steinfasern mit einem Schmelzpunkt von mindestens 1000 °C gepruft nach DIN 4102-17,
mit einer Rohdichte zwischen 60 und 100 kg/m3,

— mit mineralischem Klebemortel (Bindemittel: Kalk und/oder Zement) vollflachig angeklebt
und

— zusatzlich mit WDVS-Dibeln angedubelt (entweder durch den bewehrten Unterputz hin-
durch, oberflachenbiindig unter dem bewehrten Unterputz oder im Mineralwolle-
Lammellendammestoff versenkt),

— Verdibelung mit zugelassenen WDVS-Dubeln bestehend aus Dubelteller und Hilse aus
Kunststoff sowie Spreizelement aus Stahl, Durchmesser des Dubeltellers =60 mm,
Rand- und Zwischenabsténde der Dubel: mindestens 10 cm nach oben und unten,
maximal 15 cm zu den seitlichen Randern eines Brandriegel-Streifenelements sowie
maximal 45 cm zum benachbarten Dubel,
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Weiterhin ist ein Brandriegel (wie vorstehend beschrieben) maximal 1,0 m unterhalb von
angrenzenden brennbaren Bauprodukten (z. B. am oberen Abschluss des WDVS unterhalb
eines Daches) in der Dammebene des WDVS anzuordnen. Dieser Brandriegel ist mit einem
Klebemdrtel vollflachig anzukleben; eine zuséatzliche Verdibelung mit zugelassenen WDVS-
Dubeln ist jedoch nur auszufiihren, wenn sie zur Aufnahme der Lasten aus Winddruck
(Windsog) bendtigt wird.

Die Dammstoffe der Alt-WDVS bzw. die HWL-Platten missen im Bereich der Brandriegel
komplett ausgefrast und die Brandriegel dann unmittelbar auf der tragenden massiv minera-
lischen Wand befestigt werden.

Die fur schwerentflammbare WDVS in Abschnitt 4.6.2 vorgeschriebenen MaRnahmen im
Bereich von AuRenwanddffnungen missen erst oberhalb des Brandriegels nach Nr. 3 aus-
gefuihrt werden.

Das applizierte WDVS (Neusystem) muss von der Unterkante des WDVS bis mindestens zur
Hbhe des Brandriegels nach Nr. 3 folgende Anforderungen erfillen:

— Mindestdicke des Putzsystems (Oberputz + Unterputz) von 4 mm,

— an Gebaudeinnenecken sind in den bewehrten Unterputz Eckwinkel aus Glasfaserge-
webe, Flachengewicht =280 g/m? und Reif3festigkeit > 2,3 KN/5 cm (im Anlieferungszu-
stand) einzuarbeiten.

— Verwendung von EPS mit einer Rohdichte max. 25 kg/m3 und
— Verwendung eines Armierungsgewebes mit einem Flachengewicht von = 150 g/m?

Dirk Brandenburger Beglaubigt
Abteilungsleiter
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Warmedamm-Verbundsysteme nach allgemeiner
bauaufsichtlicher Zulassung Nr. Z-33.43-151 zur
Aufdopplung auf bestehende Warmedamm-
Verbundsysteme oder Holzwolle-Leichtbauplatten

Anordnung der zusétzlichen Brandschutzmaf3nahmen

geman Abschnitt 4.11

Brandriegel gegen Brandeinwirkung von auf3en

BR 1-3:
vollflachig angeklebt mit mineralischem
Klebemortel und zusatzlich gedibelt

Zusatz-BR

Zusatz-BR

Deutsches
Institut

Bautechnik

Anlage 4

fir

e maximal 1,0 m unterhalb von angrenzenden brennbaren

Bauprodukten (z. B. Déacher)
o vollflachig angeklebt mit Klebemortel

Gebaudeausschnitt

O]

AuBenwand6ffnung

Brandriegel alle 2 Geschosse gemal
Zulassungsabschnitt 4.6.2

Sturzschutz / 3-seitige Einhausung
gemal Zulassungsabschnitt 4.6.2
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