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ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit
des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

Sofern in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Anforderungen an die besondere
Sachkunde und Erfahrung der mit der Herstellung von Bauprodukten und Bauarten
betrauten Personen nach den §17 Abs.5 Musterbauordnung entsprechenden
Landerregelungen gestellt werden, ist zu beachten, dass diese Sachkunde und Erfahrung
auch durch gleichwertige Nachweise anderer Mitgliedstaaten der Europaischen Union belegt
werden kann. Dies gilt ggf. auch fir im Rahmen des Abkommens (ber den Europaischen
Wirtschaftsraum (EWR) oder anderer bilateraler Abkommen vorgelegte gleichwertige
Nachweise.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die fir die Durchfihrung von
Bauvorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und
Bescheinigungen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter,
insbesondere privater Schutzrechte, erteilt.

Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter
gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", dem Verwender bzw. Anwender
des Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur
Verfugung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauaufsichtliche
Zulassung an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten
Behdrden Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfliigung zu stellen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollstandig vervielfaltigt werden. Eine
auszugsweise Verodffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fir
Bautechnik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dlrfen der allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung nicht widersprechen. Ubersetzungen der allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung missen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fir Bautechnik
nicht gepriifte Ubersetzung der deutschen Originalfassung" enthalten.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung kénnen nachtraglich ergénzt und geéandert
werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.
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BESONDERE BESTIMMUNGEN
Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

(1) Gegenstand dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist das "B+F Abdichtungs-
system aus Trogelementen, Ableitflachen und Sammelschachten" (nachfolgend Dicht-
konstruktion genannt), das als Einrichtung zum Ableiten wassergefahrdender FlUssigkeiten
Uber Gefalle in Anlagen zum Lagern, Abflllen und Umschlagen wassergefahrdender Stoffe
(LAU-Anlage) geeignet ist.

(2) Die Dichtkonstruktion besteht aus flissigkeitsundurchldssigen Stahlbetonfertigteilen
(nachfolgend Fertigteile genannt), die mit bestimmten Fugenabdichtungssystemen
verbunden werden. FlUr die Fugen zwischen den Fertigteilen und der angrenzenden
Dichtflache sind fur die Verwendung in LAU-Anlagen allgemein bauaufsichtlich oder
europaisch technisch zugelassene Fugenabdichtungssysteme zu verwenden.

(3) Die Fertigteile werden mit bzw. ohne Beschichtungssystem (Beschichtungssystem mit
allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung fir die jeweilige Verwendung in LAU-Anlagen) in
den Folgenden Varianten hergestellt (siehe Anlage 1):

Typ 1 Trog-Element (Standard oder mit Pumpensumpf) und
Typ 2 Plattenelement

(4) Die unbeschichteten Fertigteile dirfen je nach Eindringverhalten der wassergefahr-
denden Flussigkeiten verwendet werden:

- fur die Beanspruchungsstufen "gering", "mittel" und "hoch" nach der TRwS "Ausfiihrung

von Dichtflachen"",

- in Tankstellen fur die Be- und Enttankung bestimmter Flissigkeiten von Kraft-, Schienen-,
Wasser- und Luftfahrzeugen im Sinne der DWA-A (TRwS) 781 bis 784>

(5) Die beschichteten Fertigteile dirfen fir die Beanspruchungsstufen "gering”, "mittel" oder
"hoch" nach der TRwS "Ausfiihrung von Dichtflichen" verwendet werden, sofern die
verwendeten Beschichtungssysteme fiir diesen Anwendungsbereich allgemein bau-
aufsichtlich zugelassen sind.

(6) Bei vollflachiger Auflagerung der Fertigteile auf einer bestimmten Ilastverteilenden
Unterlage sind diese begehbar.

(7) Fur die in die Fertigteile integrierte Entwasserung sind Entwasserungssysteme zur
Aufnahme und Ableitung wassergefédhrdender Flissigkeiten mit allgemeiner bauauf-
sichtlicher Zulassung, die fir die Verwendung in LAU-Anlagen geeignet sind, zu verwenden.

(8) Die Dichtkonstruktion darf sowohl im Inneren von Gebauden als auch im Freien einge-
setzt werden.

(9) Auf die Fertigteile dirfen Anbauteile mit allgemein bauaufsichtlich oder europaisch
technisch zugelassenen Verbunddibeln entsprechend bestimmter konstruktiver Festle-
gungen beim Setzen der Dlbel befestigt werden.

(10) Durch diese allgemeine bauaufsichtliche Zulassung entféllt fir den Zulassungs-
gegenstand die wasserrechtliche Eignungsfeststellung nach § 63 des Wasserhaushalts-
gesetzes (WHG) vom 31. Juli 2009 (BGBI. | S. 2585).

(11) Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Prif- und Genehmi-
gungsvorbehalte anderer Rechtsbereiche erteilt.

DWA-A 786:2005-10 Technische Regeln wassergefahrdender Stoffe (TRwS), Ausfihrung von
Dichtflachen

Arbeitsblatter ATV-DVWK-A 781:2004-08, DWA-A 782:2006-05, DWA-A 783:2005-12 und DWA-A 784:2006-04,

Technische Regeln wassergefahrdender Stoffe (TRwS), Tankstellen fur Kraft-, Schienen- Wasser- und

Luftfahrzeuge
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Bestimmungen fiir die Bauart

Eigenschaften und Zusammensetzung

(1) Die Dichtkonstruktion muss den Zeichnungen und Angaben der Anlagen dieser
Zulassung entsprechen. Die Zusammensetzungen und Rezepturen der Werkstoffe missen
den beim Deutschen Institut fir Bautechnik hinterlegten Angaben entsprechen. Anderungen
bedirfen der vorherigen Genehmigung durch das Deutsche Institut fiir Bautechnik.

(2) Die Fertigteile mussen
— eine Rissbreite < 0,1 mm aufweisen,

— witterungsbestandig sowie unempfindlich gegeniber Frost-Tau-Wechseln bei Frostangriff
mit hoher Wassersattigung sein und

— fur die Verwendung gemafy dieser Zulassung unter anderem die Anforderungen der
Expositionsklassen XC4, XD3, XF4 und WA gemafl® DIN EN 206-1% in Verbindung mit
DIN 1045-2* erfiillen.

(3) Unbeschichtete Fertigteile (Platten- und Trog-Elemente)

- sind flussigkeitsundurchlassig. Das Eindringverhalten wassergeféhrdender, nicht beton-
angreifender Flussigkeiten in die Fertigteile muss der Eindringkurve gemafly Anlage 2,
Abbildung 1, entsprechen.

- sind bei vollflachiger Auflagerung der Fertigteile auf einer lastverteilenden Unterlage
begehbar.

(4) Beschichtete Trog-Elemente

- sind undurchlassig und bestandig gegen bestimmte wassergefahrdende Flissigkeiten
sofern die verwendeten Beschichtungssysteme flur diesen Anwendungsbereich allgemein
bauaufsichtlich zugelassen sind,

- sind witterungsbestandig (siehe allgemeine bauaufsichtliche Zulassung des jeweiligen
Beschichtungssystems) und

- sind begehbar (siehe allgemeine bauaufsichtliche Zulassung des jeweiligen
Beschichtungssystems).

(5) Die Fertigteile miissen aus nichtbrennbaren Baustoffen der Klasse A nach DIN 4102-1°
bestehen bzw. hinsichtlich des Brandverhaltens die Klasse "A" gemaR EN 13501-1° erfiillen.
Bei aneinandergereihten Fertigteilen muss das Brandverhalten in Abhangigkeit vom
gewahlten Fugenabdichtungssystem zusatzlich zum Brandverhalten der Fertigteile
bertcksichtigt werden.

(6) Fur die Fertigteile muss Beton der Festigkeitsklasse C 35/45 mit einem w/z-Wert < 0,43
gemaly hinterlegter Rezeptur verwendet werden, der die Eigenschaften eines
"flissigkeitsdichten Betons nach Eindringprifung" (FDE-Beton) nach der DAfStb-Richtlinie
“Betonbau beim Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen (BUmwS)*’ aufweist. Die Beton-
Rezeptur ist beim DIBt hinterlegt (siehe Anlage 3, Tabelle 1 sowie Anlage 4, Tabelle 1).
Anderungen bediirfen der vorherigen Zustimmung durch das DIBt.

(7) Die verwendete Gesteinskdrnung muss den Angaben der hinterlegten Betonzusammen-
setzung, der Anlage 3, Tabelle 1 sowie der Anlage 4, Tabelle 1 entsprechen.

DIN EN 206-1:2001-07 Beton — Teil 1: Festlegung, Eigenschaften, Herstellung und Konformitat sowie
DIN EN 206-1/A1:2004-10 und DIN EN 206-1/A2:2005-09

DIN 1045-2:2008-08 Tragwerke aus Beton, Stahlbeton und Spannbeton - Teil 2: Beton - Festlegung,
Eigenschaften, Herstellung und Konformitat - Anwendungsregeln zu DIN EN 206-1

DIN 4102-1:1998-05 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Baustoffe - Begriffe, Anforderungen
und Prufungen

DIN EN 13501-1:2010-01 Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brandverhalten - Teil 1:
Klassifizierung mit den Ergebnissen aus den Prufungen zum Brandverhalten von
Bauprodukten

DAfStb-Richtlinie "Betonbau beim Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen (BUmwS)", Berlin, Marz 2011
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(8) Die Nachweise der Eigenschaften nach 2.1 (1) bis (3) wurden gemaf den Bestimmungen
des DIBt-Prifprogramms "Betonfertigteile und Fertigbetonsteinsysteme aus FD- bzw. FDE-
Beton fiir befahrbare Dichtkonstruktionen in LAU-Anlagen"® erbracht.

(9) Fur die Bewehrung der Fertigteile muss Betonstahl gemaR den Anforderungen der
Anlage 3, Tabelle 1 sowie der Anlage 4, Tabelle 1 verwendet werden.

(10) Als Transport- und Montagebefestigungsmittel missen Transportanker gemafR der
Anlage 3, Tabelle 1 sowie Anlage 4, Tabelle 1 unter Bericksichtigung der jeweiligen
Laststufen verwendet werden.

(11) Die Auslaufrohre zur Entwasserung missen den Anforderungen der Anlage 3, Tabelle 1
entsprechen.

Herstellung, Lieferung, Lagerung und Kennzeichnung

Herstellung

(1) Die Fertigteile mit allen Einbauten fur die Entwasserung sowie Transport- und
Montagebefestigungsmitteln werden im Werk der B+F Beton- und Fertigbeton-
gesellschaft mbH Lauchhammer, Bockwitzer StralRe 85 in 01979 Lauchhammer hergestellt.

(2) Anderungen bedirfen der vorherigen Zustimmung durch das Deutsche Institut fir
Bautechnik.

(3) Die werkseitige Applikation des fir die jeweilige Verwendung in LAU-Anlagen
zugelassenen Beschichtungssystems erfolgt gemal den Bestimmungen der malRgebenden
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung fiir das Beschichtungssystem.

Lieferung

(1) Die Fertigteile sind komplett, z. B. als mit allen Einbauten sowie Transport- und
Montagebefestigungen versehenes Fertigteil, zu liefern.

(2) Der Transport zur Einbaustelle hat mit einem geeigneten Transportfahrzeug zu erfolgen.
Lagerung

Die Lagerung bzw. Zwischenlagerung hat auf lastverteilenden und frostfreien Unterlagen so
zu erfolgen, dass keine unzulassigen Beanspruchungen auftreten kénnen. Bei der Lagerung
im Stapel sind zwischen den einzelnen Lagen stets Kantholzer einzulegen.

Kennzeichnung

(1) Der Lieferschein der Fertigteile muss vom Hersteller mit dem Ubereinstimmungszeichen
(U-Zeichen) nach den Ubereinstimmungszeichen-Verordnungen der Lander gekennzeichnet
werden. Die Kennzeichnung mit dem Ubereinstimmungszeichen darf nur erfolgen, wenn die
Voraussetzungen nach Abschnitt 2.3 erflllt sind.

(2) Weiterhin muss der Lieferschein mit nachstehenden Angaben gekennzeichnet sein:
vollstandige Bezeichnung der angelieferten Produkte,

"B+F Abdichtungssystem fiir die Verwendung in LAU-Anlagen nach allgemeiner bauauf-
sichtlicher Zulassung Nr. Z-74.3-118",

Name und Werkzeichen des Herstellers und

Herstelldatum.

(3) Die Fertigteile sind mit

— dem Werkszeichen,

— dem Fertigungsdatum (Monat + Jahr),

der Zulassungsnummer und

dem jeweiligen Typ

zu kennzeichnen, z. B.: 'Werkszeichen' 0913 Z 74 3 118 TYP 1.

Fassung Mai 2004. erhaltlich beim DIBt
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23 Ubereinstimmungsnachweis fiir das Bauprodukt
2.31 Allgemeines

(1) Die Bestatigung der Ubereinstimmung der Fertigteile mit den Bestimmungen dieser
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss fiir das Herstellwerk mit einem Uber-
einstimmungszertifikat auf der Grundlage einer werkseigenen Produktionskontrolle und einer
regelmaligen Fremdiberwachung einschlief3lich einer Erstprifung der Fertigteile nach
MafRgabe der folgenden Bestimmungen erfolgen.

(2) Fir die Erteilung des Ubereinstimmungszertifikats und die Fremdiberwachung ein-
schlieBlich der dabei durchzufiihrenden Produktpriifungen hat der Hersteller der Fertigteile
eine hierfir anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierfir anerkannte Uberwachungs-
stelle einzuschalten.

(3) Dem Deutschen Institut fir Bautechnik und der obersten Bauaufsichtsbehdrde des
Landes, in dem das jeweilige Herstellwerk liegt, ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie
des von ihr erteilten Ubereinstimmungszertifikats zur Kenntnis zu geben.

2.3.2 Werkseigene Produktionskontrolle

(1) Im Herstellwerk der Fertigteile ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und
durchzufihren. Unter werkseigene Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzu-
nehmende kontinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicher-
stellt, dass die von ihm hergestellten Bauprodukte den Bestimmungen dieser allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen.

Sofern es im Folgenden nicht abweichend geregelt ist, erfolgt die werkseigene
Produktionskontrolle gemaR den Bestimmungen der DIN 1045-4°.

(2) Der Hersteller der Fertigteile hat sich die im Folgenden aufgefiihrten Anforderungen an
die Ausgangsmaterialien vom jeweiligen Herstellwerk durch ein Abnahmeprifzeugnis 3.1
nach DIN EN 10204 nachweisen zu lassen.

— Nachweis fiir die Gesteinskérnung nach DIN EN 12620", insbesondere die Priifung nach
Abschnitt 6 (auBer Abschnitt 6.5) vorgenannter Norm.

— Prifung der Abmessungen der Einbauteile, Abdeckungen, Transport- und Montage-
befestigungsmittel. Fur die Transportanker (Verwendung als Transport- und
Montagebefestigungsmittel) ist der Nachweis der berufsgenossenschaftlichen
Uberwachungen gemaR der aktuellen Fassung der BGR 106 "Sicherheitsregeln fiir
Transportanker und -systeme von Betonfertigteilen" der Berufsgenossenschaft der
Bauwirtschaft mitzuliefern.

(3) Die werkseigene Produktionskontrolle durch das Herstellwerk fur die Fertigteile soll
mindestens die im Folgenden aufgefihrten MaRnahmen einschlief3en:

— Zusammenstellung sowie Kontrolle auf Vollstadndigkeit und Richtigkeit der mitgelieferten
Abnahmeprifzeugnisse 3.1 der Einbauteile, der Abnahmeprifzeugnisse 3.1 fir die
Gesteinskérnungen sowie der berufsgenossenschaftlichen Beurteilungen der Transport-
und Montagebefestigungsmittel

— Der fur die Herstellung der Fertigteile Verantwortliche hat sich zu vergewissern, dass die
Ausgangsmaterialien (siehe Anlage 3, Tabelle 1, Ifd. Nr. 1 bis 3 und ggf. Ifd. Nr. 6) mit der
maRgebenden bauordnungsrechtlichen Kennzeichnung (U-Kennzeichen bzw. CE-
Zeichen) versehen sind.

DIN 1045-4:2012-02 Tragwerke aus Beton, Stahlbeton und Spannbeton — Teil 4: Ergédnzende Regeln fiir
die Herstellung und die Konformitat von Fertigteilen
10 DIN EN 10204:2005-01 Metallische Erzeugnisse — Arten von Prifbescheinigungen
" DIN EN 12620:2008-07 Gesteinskarnungen fiir Beton

Z58353.14 1.74.3-31/14
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— Die nachstehenden Materialeigenschaften der zugelieferten Gesteinskornung bzw. die
Geometrie der Einbauteile missen durch eine Wareneingangskontrolle gepriift werden.

- Visuelle Kontrolle des Zustands der Gesteinskérnung und Prifung der jeweiligen o. g.
Abnahmepriifzeugnisse 3.1 hinsichtlich der zu erbringenden Nachweise zur Priifung
nach Abschnitt6 (aufler Abschnitt 6.5) gemalR den Anforderungen der
DIN EN 12620"".

- Prifung der Ubereinstimmung der Bewehrung mit den Angaben der hinterlegten
Bewehrungsplane.

- Prifung der Abmessungen der Einbauten sowie der Transport- und Montagebe-
festigungsmittel sowie Vergleich mit den hinterlegten Angaben.

— Nachweise, Kontrollen und Priifungen, die an jedem Element durchzufiihren sind:

- Einbaumalle und Abmessungen der Fertigteile und Vergleich mit den Toleranzen der
hinterlegten Typenprojektzeichnungen,

- Position und Befestigung der Einbauteile und der Montagehilfsmittel sowie Vergleich
mit den zuldssigen Toleranzen der hinterlegten Typenprojektzeichnungen,

- Abmessungen, Abstand, Lage und Anzahl der Bewehrungsstahle sowie Vergleich mit
den Angaben der hinterlegten Bewehrungsplane des Typenprojekts,

- Betondeckung,
- ggf. Kontrolle der Beschichtung der Fertigteile gemaf der allgemeinen und
- ggf. Kontrolle der Auskleidung der Elemente mit Pumpensumpf (Typ 1.2 und 1.3).

- Nachweise, Kontrollen und Priifungen, die nach DIN 1045-4° an den Platten-
elementen sowie an jedem Trogelement durchzuflhren sind:

- Betondruckfestigkeitsklasse nach Anlage 4, Tabelle 1 sowie
- Wasser-Zement-Wert nach Anlage 4, Tabelle 1.

(4) Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und aus-
zuwerten. Die Aufzeichnungen missen mindestens folgende Angaben enthalten:

— Bezeichnung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials und der Bestandteile.
— Art der Kontrolle oder Priifung,

— Datum der Herstellung und der Prifung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials
oder der Bestandteile,

— Ergebnis der Kontrolle und Prufungen und soweit zutreffend Vergleich mit den An-
forderungen und

— Unterschrift des fur die werkseigene Produktionskontrolle VVerantwortlichen.

(5) Die Aufzeichnungen sind mindestens flinf Jahre aufzubewahren und der fir die
Fremdiiberwachung eingeschalteten Uberwachungsstelle vorzulegen. Sie sind dem
Deutschen Institut fir Bautechnik und der zustédndigen obersten Bauaufsichtsbehérde auf
Verlangen vorzulegen.

(6) Bei ungenligendem Prifergebnis sind vom fiir die werkseigene Produktionskontrolle
Verantwortlichen unverziglich die erforderlichen MalRnahmen zur Abstellung des Mangels
zu treffen. Bauprodukte, die den Anforderungen nicht entsprechen, sind so zu handhaben,
dass Verwechslungen mit Ubereinstimmenden ausgeschlossen werden. Nach Abstellung
des Mangels ist - soweit technisch mdglich und zum Nachweis der Mangelbeseitigung
erforderlich - die bestehende Prifung unverzuglich zu wiederholen.

1.74.3-31/14
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Fremdiiberwachung

(1) Im Herstellwerk ist die werkseigene Produktionskontrolle durch eine Fremduiberwachung
regelmalig zu Uberprifen, mindestens jedoch zweimal jahrlich. Wenn durch mindestens
zwei aufeinanderfolgende Fremdiiberwachungen nachgewiesen wird, dass die Fertigteile die
Anforderungen der Zulassung erfillen, kann die Haufigkeit der Fremdiberwachung auf
einmal jahrlich verringert werden. Sofern es im Folgenden nicht abweichend geregelt ist,
erfolgt die Fremdiiberwachung gemaR den Bestimmungen der DIN 1045-4°.

(2) Im Rahmen der Fremduberwachung ist eine Erstprifung der Fertigteile durchzufihren.
Die Probenahme und Prufungen obliegen jeweils der anerkannten Uberwachungsstelle.

(3) Die Fremdiiberwachung umfasst die folgenden Priifungen charakteristischer Bauteil- und
Materialkennwerte:

— Einbaumale und Abmessungen der Fertigteile sowie Vergleich mit den Toleranzen der
hinterlegten Typenprojektzeichnungen,

— Position und Befestigung der Einbauten und der Transport- und Montagehilfsmittel sowie
Vergleich mit den zulassigen Toleranzen der hinterlegten Typenprojektzeichnungen,

— Abmessungen, Abstand, Lage und Anzahl der Bewehrungsstéhle sowie Vergleich mit
den Angaben der hinterlegten Bewehrungsplane des Typenprojekts,

— Betondeckung,
— Betondruckfestigkeitsklasse, ~ nach Anlage 4, Tabelle 1
— Wasser-Zement-Wert,

— ggf. Kontrolle der Beschichtung der Tragwanne gemaf der allgemeinen bauaufsicht-
lichen Zulassung des jeweiligen Beschichtungssystems,

— Prufung der festgelegten Kennzeichnung und

— Ermittlung der Eindringtiefe gemaR DAfStb-Richtlinie BUmwS’, Anhang A, Absatz A.2
alternierend mit den Referenzflissigkeiten n-Hexan, Dichlormethan und Prifflissigkeit
der Mediengruppe 1 der Liste 4 der "Medienlisten mit Priiffliissigkeiten des DIBt""? sowie
Vergleich der Messergebnisse mit den Ergebnissen der Zulassungsprifung.

(4) Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremduberwachung sind mindestens funf Jahre
aufzubewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Uberwachungsstelle dem
Deutschen Institut fir Bautechnik und der zustédndigen obersten Bauaufsichtsbehdrde auf
Verlangen vorzulegen.

Bestimmungen fiir Entwurf und Bemessung

(1) Die Planung der Dichtkonstruktion mit Fertigteilen darf nur von fachkundigen Planern
vorgenommen werden. Bei der Planung sind die fir den Einbau geltenden eisenbahn-
spezifischen Anforderungen zu berilicksichtigen. Unter Berilicksichtigung der zu erwartenden
Einbaugegebenheiten und eisenbahnspezifischen Vorschriften sind prifbare Konstruktions-
zeichnungen bzw. Verlegeplane flr den Einbau der Fertigteile durch einen fachkundigen
Planer anzufertigen.

(2) Die Verwendung der unbeschichteten Fertigteile in Dichtkonstruktionen ist auf die

Anwendungsbereiche eingeschrankt, bei denen unter mechanischer Einwirkung unter Last

und Zwang

— die geringste Dicke der ungerissenen Tragwanne im Feldbereich gréRer ist als die
ve-fache charakteristische Eindringtiefe der wassergefahrdenden Flissigkeit und

— am Bauteilrand der ungerissenen Tragwanne der Bereich der geschitzten Fugenflanke
"dy" grofler ist als die charakteristische Eindringtiefe der wassergefahrdenden Flissigkeit.

Medienlisten mit Prifflissigkeiten fiir Abdichtungsmittel und Dichtkonstruktionen in Anlagen zum Lagern, Abfillen
und Umschlagen wassergefahrdender Stoffe. DIBt
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(3) Innerhalb der Planung ist festzulegen, ob der Schutz der Fertigteile durch ein allgemein
bauaufsichtlich zugelassenes Beschichtungssystem erforderlich ist. Die Applikation des
Beschichtungssystems darf nur gemal der jeweiligen allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung des Beschichtungssystems erfolgen. Das Beschichtungssystem darf sowohl im
Herstellwerk gemal Abschnitt 2.2.1 als auch nach dem Verlegen der Fertigteile auf der
Baustelle appliziert werden.

(4) Beim Entwurf einer Anlage zum Lagern, Abfilllen und Umschlagen (LAU-Anlagen)
wassergefahrdender Stoffe ist zu bericksichtigen, dass mit dieser allgemeinen bauauf-
sichtlichen Zulassung nicht das insgesamt notwendige Rickhaltevolumen und auch nicht die
zur Sicherstellung dieses Volumens notwendigen weiteren Anlagenteile (z. B. Auffangraum,
Rohrleitungen) geregelt sind.

(5) Des Weiteren sind in der Planung die geltenden Anforderungen Uber die Entwasserung
und Kontrolle des Niederschlagswassers zu berucksichtigen.

(6) Die Ableitflache ist objektbezogen so zu planen, dass beim gleichzeitigen Anfall von
Niederschlag und wassergefahrdender Flussigkeit die gesamte Flissigkeitsmenge
riickstaufrei abgeleitet wird und es zu keinem UberflieRen des Ableitflichensystems
kommen kann. Dabei ist die maximal zulassige Grée der nicht Uberdachten Ableitflache bei
der Planung zu berUcksichtigen.

(7) Aneinandergereihte Fertigteile, deren Verbindungen bzw. die Anschlisse an benachbarte
Dichtflachen sind unter Berlcksichtigung der zuldssigen Bewegungswege (Stauchen,
Dehnen, Scheren) der Fugenabdichtungssysteme zu planen und in einem Fugenplan zu
dokumentieren.

Als geeignet gelten fir die Verbindung Fugenabdichtungssysteme mit allgemeiner bau-
aufsichtlicher oder européaisch technischer Zulassung, die

- gegeniber den Flissigkeiten, deren Eindringverhalten gemal Anlage 2 als positiv
bewertet werden kann, flissigkeitsundurchlassig und bestandig sind,

- eine zuldssige Stauch- bzw. Dehnverformung im Bereich der Kreuz- bzw. T-Stéfe
gewabhrleisten, die auf die in der objektbezogenen Planung ermittelten Werte abgestimmt
ist,

- eine zulassige Scherverformung von >4,0 mm im Bereich der Kreuz- bzw. T-Stol3e
gewabhrleisten und

- eine erforderliche Fugenbreite gemaf Anlage 2, Tabelle 1 aufweisen.

(8) Die Bestimmungen der jeweiligen allgemeinen bauaufsichtlichen bzw. europdischen
technischen Zulassung der Fugenabdichtungssysteme nach Anlage 3, Tabelle 1, Nr. 5, z. B.
die maximal zulassigen Fugenbreiten, sind einzuhalten.

(9) Der Einbau der Fertigteile ist auf einer tragfahigen Unterlage gemaf den Bestimmungen
dieser Zulassung (siehe Anlage 12) und der Einbau- und Montageanweisung des
Antragstellers (im Folgenden Zulassungsinhaber genannt) zu planen. Die einwandfreie
Beschaffenheit des Baugrundes sowie die Zulassigkeit der auftretenden Baugrund-
belastungen sind firr jedes Objekt gesondert zu prifen bzw. nachzuweisen. Bei Baugriinden
mit unglnstigem oder stark wechselndem Verformungsverhalten sind die erforderlichen
Baugrundverbesserungen vorweg zu planen.

(10) Die Fertigteile der Dichtkonstruktion sind fir Anwendungen gemafl Abschnitt 1 hin-
reichend bemessen. Dies gilt nur unter der Voraussetzung, dass die Unterlage die Anfor-
derungen des Abschnitts 4.2 sowie der Anlage 12 erfillt.
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(11) Die Befestigung von Anbauteilen ist unter Berilcksichtigung der Bestimmungen der
jeweiligen allgemeinen bauaufsichtlichen oder europaisch technischen Zulassung fiir den zu
verwendenden Verbunddiibel fir das jeweilige Objekt zu planen. Dabei ist zu beachten,
dass die Befestigungsmittel so zu setzen sind, dass die Setztiefe kleiner / gleich der um
5 cm reduzierten Bauteildicke ist. Die Eignung des jeweiligen Bindemittels des verwendeten
Verbunddibels gegenuber den jeweils zu berlcksichtigenden wassergefahrdenden
Flussigkeiten ist vor dem Einbau durch eine Erklarung des Herstellers des Verbunddibels
sicherzustellen.

(12) Fur die Entwasserung sind nur Entwasserungssysteme zur Aufnahme und Ableitung
wassergefahrdender Flissigkeiten flir LAU-Anlagen mit allgemeiner bauaufsichtlicher
Zulassung zu verwenden. Die Kontrollierbarkeit der Flussigkeitsundurchlassigkeit des
allgemein bauaufsichtlich zugelassenen Entwasserungssystems im eingebauten Zustand ist
zu gewahrleisten.

Bestimmungen fiir die Ausfiihrung

Allgemeines

(1) Der Einbau der Fertigteile darf nur von Betrieben vorgenommen werden, die fiir diese
Tatigkeiten Fachbetrieb im Sinne von § 3 der Verordnung Uber Anlagen zum Umgang mit
wassergefahrdenden Stoffen vom 31. Marz 2010 (BGBI. | S. 377) sind, es sei denn, die
Tatigkeiten sind nach landesrechtlichen Vorschriften von der Fachbetriebspflicht ausge-
nommen. Zusatzlich missen diese Fachbetriebe vom Zulassungsinhaber (einschlie3lich
ihrer Fachkréfte) fir die zuvor genannten Tatigkeiten autorisiert und geschult sein.

(2) Fir den ordnungsgemaflen Einbau der Fertigteile hat der Zulassungsinhaber eine
Einbau- und Montageanweisung zu erstellen.

(3) Die in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung, den eisenbahnspezifischen
Vorschriften und vom Zulassungsinhaber angegebenen Einbaubedingungen sind einzu-
halten.

(4) Die Fugenabdichtung der aneinandergereihten Fertigteile bzw. die Anschlisse der
Fertigteile an benachbarte Bauteile muss den Anforderungen dieser allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen.

(5) Die Applikation eines Beschichtungssystems hat nach den Bestimmungen der jeweiligen
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zu erfolgen.

(6) Beim nachtraglichen Setzen von Verbunddibeln unter Bericksichtigung von
Abschnitt 3 (11) darf es zu keinem Durchbohren der Fertigteile kommen (Setzen nur mit
Abstandslehre zulassig).

(7) Der einbauende Betrieb hat dem Betreiber der Anlage eine Kopie dieser allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung, der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung des Fugen-
abdichtungssystems, ggf. der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung des Beschichtungs-
systems sowie der Einbau- und Montageanweisungen des Zulassungsinhabers zu
Ubergeben.

(8) Das Entwasserungssystem muss den Anforderungen dieser allgemeinen bauaufsicht-
lichen Zulassung Abschnitt 3 (12) und der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung des
jeweiligen Entwasserungssystems (siehe Abschnitt 1 (7)) entsprechen.
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Unterlage

(1) Vor dem Verlegen der Fertigteile ist die Eignung der Unterlage gemal den
Bestimmungen des Abschnitts 3 festzustellen. Sie darf die zuldssigen Kennwerte der
Anlage 12 nicht unterschreiten und nicht von den in den Einbau- und Montageanweisungen
des Zulassungsinhabers angegebenen Festlegungen abweichen.

(2) Die Fertigteile sind vollflachig auf der Ausgleichsschicht zu verlegen (siehe Anlage 12).
Die Unterlage ist frostfrei auszubilden und muss unterhalb der jeweiligen Tragwanne einen
im Plattendruckversuch ermittelten Verformungsmodul von Eg > 45 N/mm? besitzen.

Einbau der Fertigteile

(1) Die Fertigteile missen werksseitig mit allen Einbauten und Anschliissen versehen sein.
Einzelteile dirfen nicht ausgetauscht werden.

(2) Beschadigte Fertigteile (z. B. mit Rissen > 0,1 mm) durfen nicht verlegt werden.

(3) Der Anschluss an angrenzende Dichtkonstruktionen ist nach den Einbau- und
Montageanweisungen des Zulassungsinhabers vorzunehmen.

(4) Die Verbindung zwischen den Fertigteilen ist gemaf Abschnitt 3 vorzunehmen.

(5) Die Fugenabdichtungen zwischen den Fertigteilen sind gemaR den Anforderungen des
jeweiligen Fugenabdichtungssystems vorzunehmen. Die zuldssige Fugenbreite gemaf
Anlage 2, Tabelle 1 ist zu gewahrleisten, insbesondere wenn Fugendichtstoffe verwendet
werden. Es sind Lehren bzw. Abstandhalter zu verwenden.

(6) Das Entwasserungssystem ist gemafll den Anforderungen des jeweiligen allgemein
bauaufsichtlich zugelassenen Entwasserungssystems einzubauen.

Kontrolle der Ausfiihrung
(1) Der Aufbau der Unterlage muss den Darstellungen der Anlage 12 entsprechen.

(2) Die ausreichende Verdichtung der Unterlage (Es-Wert gemafl Anlage 12) ist vor dem
Verlegen der Fertigteile (einmal je Tragwanne bzw. bei Aneinanderreihung der Fertigteile
einmal je 50 m) nachzuweisen.

(3) Vor dem Einbau der Fertigteile ist die Eignung der Unterlage festzustellen. Die
zulassigen Kennwerte dirfen nicht unterschritten werden (siehe Anlage 12) bzw. es darf
nicht von den in den Einbau- und Montageanweisung des Zulassungsinhabers angegebenen
Festlegungen abgewichen werden.

(4) Die Kontrolle der Ausfiihrung des Fugenabdichtungs-, ggf. des Befestigungs- oder ggf.
des Beschichtungssystems erfolgt gemal den Anforderungen der jeweiligen allgemeinen
bauaufsichtlichen oder européisch technischen Zulassung. Die Hinweise der Einbau- und
Montageanweisung des Zulassungsinhabers sind zu bertcksichtigen.

(5) Wahrend der Ausfiihrung der Dichtkonstruktion (Verlegen der Fertigteile / Herstellung der
Fugenabdichtung usw.) sind Aufzeichnungen Gber den Nachweis der Montage vom Bauleiter
oder seinem Vertreter zu flhren.

(6) Die Aufzeichnungen missen wahrend der Bauzeit auf der Baustelle bereitliegen und sind
dem mit der Bauliberwachung Beauftragten auf Verlangen vorzulegen. Sie sind ebenso wie
die Lieferscheine nach Abschluss der Arbeiten mindestens 5 Jahre vom Unternehmen
aufzubewahren.

Ubereinstimmungserklirung fiir die Bauart

(1) Die Bestatigung der Ubereinstimmung der eingebauten Dichtkonstruktion mit den
Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss vom einbauenden
Fachbetrieb mit einer Ubereinstimmungserklarung auf Grundlage folgender Kontrollen
erfolgen.

— Kontrolle, ob die richtigen Fertigteile fir die fachgerechte Ausflihrung des Ableit-
flachensystems verwendet wurden sowie deren Kennzeichnung nach Abschnitt 2.2.4.
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Kontrolle, dass in die Fertigteile integriert bzw. zur Verbindung zu anzuschliefienden
Dichtkonstruktionen nur Bauprodukte mit bauaufsichtlichem Verwendbarkeitsnachweis
verwendet (siehe Anlage 3, Tabelle 1) und diese gemafll den Bestimmungen des
jeweiligen Verwendbarkeitsnachweises einbaut wurden.

— Kontrolle des ggf. eingebauten Beschichtungssystems gemal den Bestimmungen der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung des jeweiligen Beschichtungssystems.

— Kontrolle der Eignungserklarung des Herstellers des Bindemittels des Verbunddlbels,
wenn diese in der Dichtkonstruktion verwendet werden.
— Kontrollen der Ausfihrung nach Abschnitt 4.4.

(2) Mit der Ubereinstimmungserklarung ist auch zu bestéatigen, dass die verwendeten Bau-
produkte den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen ent-
sprechen.

(3) Die Ergebnisse der Kontrollen sind aufzuzeichnen und auszuwerten. Die Aufzeichnungen
mussen mindestens folgende Angaben enthalten:

- Dichtkonstruktion: B+F Abdichtungssystem fir die Verwendung in LAU-Anlagen
- Zulassungsnummer:  Z-74.3-118

- Zulassungsinhaber: Name, Adresse

- Bezeichnung der verwendeten einzelnen Bauprodukte

- Ausfihrung am: Datum

- Ausfuhrung von: vollstédndige Firmenbezeichnung

- Art der Kontrolle oder Prifung (siehe Abschnitt 4.4)

- Datum der Kontrolle oder Priifung

- Ergebnis der Kontrolle und Prufungen sowie Vergleich mit den Anforderungen

- Unterschrift des fiir die Ausfiihrungskontrolle Verantwortlichen.

(4) Die Aufzeichnungen mussen wahrend der Bauzeit auf der Baustelle bereitliegen. Sie sind
nach Abschluss der Arbeiten mindestens 5 Jahre vom Unternehmen aufzubewahren. Kopien
der Aufzeichnungen sind dem Bauherrn zur Aufnahme in die Bauakten auszuhandigen und
dem Deutschen Institut fiir Bautechnik, der zustandigen obersten Bauaufsichtsbehtérde und
dem Sachverstandigen nach Abschnitt 5.1 (8) auf Verlangen vorzulegen.

(5) Bei ungenugendem Kontrollergebnis sind vom einbauenden Fachbetrieb unverziglich die
erforderlichen MaRnahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Nach Abstellung des
Mangels ist - soweit technisch mdglich und zum Nachweis der Mangelbeseitigung erforder-
lich - die bestehende Priifung unverziglich zu wiederholen.

Bestimmungen fiir Nutzung, Unterhaltung und Wartung

Allgemeines

(1) Auf die Notwendigkeit der standigen Uberwachung der Dichtheit bzw. Funktionsfahigkeit
der Dichtkonstruktion gemaR § 1 Abs. 2 der Verordnung Uber Anlagen zum Umgang mit
wassergefahrdenden Stoffen vom 31. Marz 2010 (BGBI. | S. 377) durch den Betreiber einer
Anlage zum Lagern, Abflllen und Umschlagen (LAU-Anlagen) wassergefahrdender Stoffe
wird verwiesen. Hierflr gelten die unter Abschnitt 5.2.2 aufgefiihrten Kriterien in Verbindung
mit Abschnitt 5.3.

(2) Tropfverluste auf die Dichtkonstruktion beim Abflllen bzw. Umschlagen wasserge-
fahrdender Stoffe sind unmittelbar zu entfernen.

(3) Es ist dafir Sorge zu tragen, dass im Schadensfall austretende Flissigkeit so schnell wie
mdglich, z. B. bei Verwendungen entsprechend der Beanspruchungsstufe "gering" jedoch
innerhalb von 8 Stunden und bei der Verwendung entsprechend der Beanspruchungsstufe
"mittel" jedoch innerhalb von 72 Stunden, erkannt und ordnungsgemaf entsorgt wird.
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(4) Die Dichtkonstruktion ist regelmaflig, in Abhangigkeit von der Beaufschlagung, von
Verschmutzungen bzw. Ansammlungen von Gemischen aus Schmutz und wassergefahr-
denden Flissigkeiten zu reinigen. Die Reinigung des Ableitflaichensystems schlief3t auch die
Reinigung der Entwasserungseinbauten ein.

(5) Vom Betreiber sind zusatzliche Kontrollen (kénnen mit den laufenden Kontrollintervallen
koordiniert werden) der Fertigteile und ggf. des Beschichtungssystems unter den Beton-
Abdeckelementen durchzufiihren. Diese zusatzlichen Kontrollen sind regelmafig im Abstand
von 6 Monaten bei abgenommenen Abdeckelementen vorzunehmen. Der Betreiber hat flr
diese Prifung die Abdeckungen (Gitterroste oder Beton-Abdeckelemente) fiir den Zeitraum
der Prifungen oder den zusatzlichen Kontrollen sachgerecht zu entfernen.

(6) Vom Betreiber ist eine Betriebsanweisung zu erstellen. Nach dieser Betriebsanweisung
hat der Betreiber seine Kontrollintervalle in Abhangigkeit von den in der allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung festgelegten Beanspruchungsstufen zu organisieren und die
Ergebnisse der regelmafligen Kontrollen und alle von dieser Betriebsanweisung abwei-
chenden Ereignisse zu dokumentieren. Diese Aufzeichnungen missen bereitliegen und sind
dem Sachverstandigen nach Wasserrecht auf Verlangen vorzulegen.

(7) Der Betreiber einer Anlage zum Lagern, Abfiillen und Umschlagen (LAU-Anlagen)
wassergefahrdender Stoffe ist verpflichtet, mit dem Instandhalten, Instandsetzen und
Reinigen der Dichtkonstruktion nur solche Betriebe zu beauftragen, die fiir diese Tatigkeiten
Fachbetriebe im Sinne von §3 der Verordnung Uber Anlagen zum Umgang mit
wassergefahrdenden Stoffen vom 31. Marz 2010 (BGBI. | S. 377) sind, es sei denn, die
Tatigkeiten sind nach landesrechtlichen Vorschriften von der Fachbetriebspflicht aus-
genommen. Darlber hinaus missen die Fachkrafte des Fachbetriebs fir die zuvor
genannten Tatigkeiten vom Zulassungsinhaber autorisiert und unterwiesen sein.

(8) Der Betreiber hat je nach landesrechtlichen Vorschriften, Prifungen durch Sach-
verstandige nach Wasserrecht (Inbetriebnahmeprifung, wiederkehrende Priifung) zu ver-
anlassen, siehe § 1 (2), Satz 3 der Verordnung Uber Anlagen zum Umgang mit wasser-
gefahrdenden Stoffen vom 31. Marz 2010 (BGBI. | S. 377)). Fir die Durchfihrung der
Prifungen gelten Abschnitt 5.2.1 und Abschnitt 5.2.2.

(9) Nach jeder Instandsetzungs- bzw. Ausbesserungsmaflnahme grofteren Umfangs (siehe
Abschnitt 6) ist eine Inbetriebnahme-Prifung nach Abschnitt 5.2.1 durchzufiihren bzw. die
wiederkehrende Priifung nach Abschnitt 5.2.2 durch den Sachversténdigen zu wiederholen.

(10) Sofern die Anlagenverordnungen der Lander keine PrUfungen durch Sachverstandige
vorschreiben, hat der Betreiber einer Anlage einen Fachkundigen mit der wiederkehrenden
Prufung der Flussigkeitsundurchlassigkeit und Funktionsfahigkeit der Dichtkonstruktion zu
beauftragen.

Priifungen
Inbetriebnahmepriifung

(1) Der Sachverstandige ist Uber den Fortgang der Arbeiten laufend zu informieren. lhm ist
die Moglichkeit zu geben, an den Kontrollen vor und nach dem Einbau der Dichtkonstruktion
nach Abschnitt 4.4 teilzunehmen und die Ergebnisse der Kontrollen zu beurteilen.

(2) Die Prifung der eingebauten Fertigteile einschliellich der eingebauten Fugenab-
dichtungs- und Entwasserungssysteme sowie ggf. des Beschichtungssystems erfolgt durch
visuelle Kontrolle der gesamten Dichtkonstruktion.

(3) Die Prifung der sachgerechten Ausfliihrung des Fugenabdichtungssystems und ggf.
Beschichtungssystems erfolgt gemafll den Anforderungen dieser allgemeinen bauauf-
sichtlichen Zulassung bzw. nach der jeweiligen allgemeinen bauaufsichtlichen bzw.
europaischen technischen Zulassung des eingesetzten Fugenabdichtungssystems und ggf.
der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung des Beschichtungssystems.

(4) Der Sachverstandige pruft die in der Betriebsanweisung des Betreibers festgelegten
Kontrollintervalle (nach Abschnitt 5.1).
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Wiederkehrende Priifung

(1) Der Betreiber einer Anlage hat die Dichtkonstruktion hinsichtlich ihrer Schutzwirkung ein
Jahr nach Inbetriebnahme bzw. nach erfolgter Mangelbehebung durch einen Sachver-
stdndigen nach Wasserrecht (siehe § 1 (2), Satz3 der Verordnung Uber Anlagen zum
Umgang mit wassergefdhrdenden Stoffen vom 31. Marz 2010 (BGBI. | S. 377)) prifen zu
lassen, danach - falls keine Mangel festgestellt wurden - wiederkehrend alle finf Jahre nach
§ 1(2) Abs. 2, 2. Bemerkung der Verordnung Uber Anlagen zum Umgang mit wasser-
gefahrdenden Stoffen vom 31. Marz 2010 (BGBI. | S. 377).

(2) Die Untersuchung der Beschaffenheit der Dichtkonstruktion geschieht durch Sichtprifung
samtlicher Bereiche der Dichtkonstruktion sowie der eingebauten Fugenabdichtungs-
systeme, der Einbauten und ggf. des Beschichtungssystems.

(3) Die Fertigteile gelten weiterhin als flussigkeitsundurchlassig und begehbar im Sinne von
Abschnitt 5.1, wenn keine mechanischen Beschadigungen der Oberflache bzw. keine
sichtbaren Umwandlungsvorgange an der Oberflache, die den Querschnitt der Fertigteile um
mehr als 3 mm reduzieren, und wenn Risse nicht breiter als 0,1 mm feststellbar sind.

(4) Die Prifung der Schutzwirkung der Fugenabdichtungssysteme und ggf. des
Beschichtungssystems erfolgt durch Sichtprifung bzw. gemafl den Anforderungen der
jeweiligen allgemeinen bauaufsichtlichen bzw. europaisch technischen Zulassung.

(5) Anhand der Dokumentation Uber die regelmaRigen Kontrollen und den von der
Betriebsanweisung abweichenden Ereignissen ist zu kontrollieren, ob

— die Kontroll- und Reinigungsintervalle vom Betreiber eingehalten wurden,
— es zu keinen von der Betriebsanweisung abweichenden Ereignissen gekommen ist und
— kein langerer Kontakt mit den wassergefahrdenden Flissigkeiten stattgefunden hat.

Die Bewertung erfolgt im Vergleich zu den jeweiligen zulassigen Beanspruchungsstufen der
allgemeinen bauaufsichtlichen bzw. europaisch technischen Zulassung (Dichtkonstruktion
bzw. Fugenabdichtungssysteme und ggf. Beschichtungssystem).

Mangelbeseitigung

(1) Werden bei den Prifungen Mangel festgestellt, so sind diese unverziglich zu beheben.
Mit der Schadensbeseitigung ist ein Betrieb nach Abschnitt 5.1 zu beauftragen, der die in
diesem Bescheid genannten Materialien entsprechend den Angaben der Einbau- und
Montageanweisung des Zulassungsinhabers verwenden darf und die Anforderungen des
Abschnitts 4.1 erfllt.

(2) Be- bzw. geschadigte Fertigteile der Dichtkonstruktion, die nicht nach Abschnitt 6 instand
gesetzt werden, sind auszutauschen. Alter Fugendichtstoff ist von den Kontaktflachen der
anschlieBenden ungeschadigten Fertigteile grindlich zu entfernen. Gemall den
Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung und der allgemeinen
bauaufsichtlichen bzw. europaisch technischen Zulassung des jeweiligen Fugenab-
dichtungssystems flir LAU-Anlagen, sind die Fugen um die ausgetauschte Dichtkonstruktion
herum zu verschlieBen. Die Einbau- und Montageanweisung des Zulassungsinhabers ist zu
beachten.

(3) Be- bzw. geschadigte Bereiche der Fugenabdichtungssysteme sind gemaR der
jeweiligen allgemeinen bauaufsichtlichen bzw. europaisch technischen Zulassung des
Fugenabdichtungssystems fiir LAU-Anlagen in Stand zu setzen, wenn das jeweilige Fugen-
abdichtungssystem fiir die Instandsetzung in bestehenden Anlagen zugelassen ist.

(4) Mangel am eingebauten Beschichtungssystem sind gemal der allgemeinen bauauf-
sichtlichen Zulassung des jeweiligen Beschichtungssystems zu beseitigen.

(5) Ist eine Mangelbeseitigung erforderlich, ist in jedem Fall die Prifung durch Sach-
verstandige gemafn Abschnitt 5.1 zu wiederholen.

1.74.3-31/14
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5.4

Priifbescheinigung

Uber das Ergebnis der Priifungen ist im Rahmen der nach Arbeitsschutz- bzw. Wasserrecht
zu erstellenden Bescheinigungen eine Aussage zu treffen.

Instandsetzung der Dichtkonstruktion in bestehenden Anlagen

(1) Die Instandsetzung ist auf Grundlage einer Bauzustandsbegutachtung und dem darauf
abgestimmten Instandsetzungskonzept unter Berilcksichtigung dieser Zulassung fir das
jeweilige Instandsetzungsvorhaben fachkundig zu planen und auszufiihren.

Die jeweilige Instandsetzung ist so vorzunehmen, dass die Wechselwirkungen zwischen den
Fertigteilen und den eingesetzten Fugenabdichtungssystemen berucksichtigt werden, z. B.
Eindringverhalten der Flussigkeiten und die daraus resultierende Fugenbreite. Die Ermittlung
des Eindringverhaltens der Flussigkeiten in die Dichtkonstruktion darf gemal den
Bestimmungen des DWA-Arbeitsblatts (TRwS) 786, Abschnitt 9 erfolgen.

(2) Fur die Instandsetzung sind nur Instandsetzungsprodukte bzw. —systeme mit allgemeiner
bauaufsichtlicher Zulassung fur die Instandsetzung in bestehenden LAU-Anlagen zu
verwenden. Die Bestimmungen der Zulassung des jeweiligen Instandsetzungsprodukts bzw.
—systems sowie die zusatzlichen Hinweise des Zulassungsinhabers des Instandsetzungs-
produkts bzw. -systems sind zu beachten.

(3) Die Instandsetzungsarbeiten sind nur von Fachbetrieben nach Abschnitt 4.1(1)
auszufuhren.

(4) Vor der Instandsetzung ist sicherzustellen, dass die in der Bauzustandsbegutachtung
ermittelten Schadigungen der Dichtkonstruktion und deren Ursachen beseitigt wurden.

(5) Bei wesentlichen Instandsetzungsmaltnahmen ist vom Betreiber, bevor die Anlage
wieder in Betrieb genommen wird, die Uberprifung des ordnungsgemalfen Zustandes der
Anlage durch einen Sachverstandigen gemaf Abschnitt 5.1 zu veranlassen.

Dr.-Ing. Ullrich Kluge Beglaubigt
Referatsleiter

Z58353.14
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B+F Platten- und Trog-Elemente

— aus flussigkeitsundurchlassigem Stahlbeton oder
— zusétzlich mit einer geeigneten Oberflaichenabdichtung geschiitzt

fur LAU-Anlagen

-nur begehbar-

Plattenelement Plattenelement

Gleis-Tragwanne gemal
allgemein bauaufsichtlicher

Gleis-Tragwanne gemaf
Zulassung Nr. Z-74.3-109

allgemein bauaufsichtlicher
Zulassung Nr. Z-74.3-109

Trog-Element

Plattenelemente Gleis-Tragwanne gemaf

. . allgemein bauaufsichtlicher
Gleis-Tragwanne gemaf Zulassung Nr. Z-74.3-109
allgemein bauaufsichtlicher

Zulassung Nr. Z-74.3-109

B+F Abdichtungssystem aus Trogelementen, Ableitflachen und Sammelschachten zur
Verwendung in LAU-Anlagen

Patten- und Trogelemente, Einbaubeispiele Anlage 1
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25

8,0/20,0
20

7,5/20,0

10 H0/9 75/9

0 t t T | t | t
0 1 2 3 4 5 6 7 g2

(0/n)*0,5 in (m/s)*0,5

Abbildung 1: Eindringverhalten (mittlere Eindringtiefe €144, von FIUssigkeiten)”, aufgrund der jeweiligen
dynamischen Viskositat n und Oberflachenspannung o

0.5
L - m c: Oberflachenspannung in mN/m
n S 1: dynamische Viskositat in mNs/m?

1) Sicherheitsfaktoren zur Ermittlung der charakteristischen Eindringtiefe und der Mindestbauteildicke:
siehe Anlage 13

2) Fir o >8 (m/s)°’5 gilt: Die Abdichtung der Flache ist mit fir den jeweiligen Anwendungsbereich
n geeigneten Beschichtungssystemen bzw. Auskleidungen vorzunehmen.

Tabelle 1:  Zuldssige Fugenbreite

. Zulassige Fugenbreite b
Fugenabdichtungssystem begehbar
Fugendichtstoff 16 mm bis max. 40 mm
Kompressionsprofil 16 mm bis max. 40 mm
aufgeklebtes Fugenband 16 mm bis entsprechend der jeweiligen Zulassung

Die zulassigen Fugenbreiten ergeben sich aus dem Eindringverhalten (siehe Abbildung 1) und sind objekt-
bezogen unter Berlicksichtigung der jeweiligen Medien, der Beanspruchungsstufe sowie des verwendeten
Fugenabdichtungssystems zu ermitteln.

B+F Abdichtungssystem aus Trogelementen, Ableitflachen und Sammelschéchten zur
Verwendung in LAU-Anlagen

Eindringverhalten nicht betonangreifender Flussigkeiten, Anlage 2

Zulassige Fugenbreite

Z58931.14 1.74.3-31/14
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Tabelle 1: Werkstoffe und Eigenschaften

Nr. Kennwert Anforderung_]

1 Fertigteilbeton Flussigkeitsundurchlassiger Beton gemaf den hinterlegten Angaben unter Beriicksichtigung der
eioo._______|Bestimmungen dieser Zulassung ...
Gesteinskdérnung Gesteinskdrnung gemal den hinterlegten Angaben unter Berticksichtigung der

DIN EN 12620:2008-07 und DAfStb-Richtlinie "Vorbeugende Maflnahmen gegen schadigende
ee—______| Alkalireaktion in Beton (Alkali-Richtlinie)" - AkR- ]
Zement Zement nach DIN EN 197-1
Betonzusatzmittel FM und LP geméf DIN EN 934-2

2 Bewehrung Betonstabstahl; Betonstahlmatten nach DIN 488-2, DIN 488-6 und DIN 488-1 nach

Bauregelliste A, Teil 1, Ifd. Nr. 1.4.1 unter Bericksichtigung der hinterlegten Angaben des

Zulassungsinhabers

3 | Entwasserungs- gemal den Bestimmungen dieser Zulassung und den Anforderungen des Zulassungsinhabers:
einrichtungen / — Rohre und Formstiicke aus langsnahtgeschweif3tem, nichtrostendem Stahlrohr nach
Ablaufrohre DIN EN 1124-1 und DIN EN 1124-1/Berichtigung 1 gemaf Bauregelliste B Teil 1, Ifd. Nr.

1.12.16,

— Rohre und Formstlicke aus Polyethylen hoher Dichte, PE-HD, nach DIN EN 12666-1 in
Verbindung mit DIN CEN/TS 12666-2 gemaf Bauregelliste A Teil1, Ifd. Nr. 12.1.9

— langsnahtgeschweilite, feuerverzinkte Stahlrohre nach DIN EN 1123—1, gemaf
Bauregelliste B Teil 1, Ifd. Nr. 1.12.15 oder

— Rohre aus glasfaserverstarktem Polyesterharz (UP-GFK) nach DIN EN 14364 in Verbindung
mit DIN CEN/TS 14632 gemaf Bauregelliste A Teil 1, Ifd. Nr. 12.1.12

4 | Gitterost- Gitterroste nach den Bestimmungen dieser Zulassung und den zusatzlichen Anforderungen des
Abdeckelemente Zulassungsinhabers gemaR den hinterlegten Angaben (begehbare Gitterroste)

5 | Fugenabdichtungs- | Fugenabdichtungssysteme (Fugendichtstoffsysteme, aufgeklebte Fugenbandsysteme,
system Kompressionsprofile) gemaR Anlage 2 mit allgemeiner bauaufsichtlicher oder europaisch

technischer Zulassung fur die jeweils geplante Verwendung in LAU Anlagen

6 | Beschichtungs- Beschichtungssysteme mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung, die fur die jeweils geplante
system Verwendung in LAU-Anlagen geeignet sind

7 | Transport- und
Montage- gemal den Bestimmungen dieser Zulassung und den hinterlegten Angaben
befestigungsmittel

8 | Befestigungsmittel Verbunddubel mit européisch technischer bzw. allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung gemaf
fur Anbauteile den Bestimmungen dieser Zulassung und den Anforderungen des Zulassungsinhabers

9 | Pumpensumpf- Auskleidung aus austenitischem, nichtrostendem Stahl, z. B. nach DIN EN 1124-1
auskleidung

B+F Abdichtungssystem aus Trogelementen, Ableitflachen und Sammelschachten zur

Verwendung in LAU-Anlagen

Werkstoffe und Eigenschaften Anlage 3
758931.14 1.74.3-31/14
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Tabelle 1: Charakteristische Bauteil- und Materialkennwerte

Nr. | Kennwert | Anforderung
Fertigteile
1 |[Frischbeton fiir Fertigteile: Betonzusammensetzung gemal hinterlegten Angaben
- Uberwachungsklasse 2
- AusbreitmalRklasse F3
- Zement CEMI1425R
- w/iz-Wert <0,43
- Gesteinskdérnung gemal hinterlegten Angaben, Alkaliempfindlichkeitsklasse E |
2 |Plattenelement: flissigkeitsundurchlassig gemal Abschnitt 2.1(3)
- Uberwachungsklasse 2
- Betondruckfestigkeitsklasse C35/45
- Bemessungszustand Zustand I
- Risszustandsklasse W, < 0,1 mm
- Betondeckung 40 mm
- Bewehrung B 500 B (Wst.-Nr. 1.0439)
- Expositionsklassen XC4, XD3, XF4, XM2
- Befahrbarkeitsstufen t 0: FuRganger
- Brandverhaltensklasse A1,

bei der Verwendung in Dichtkonstruktionen mit Fugenabdichtungs-
systemen ist die Brandverhaltensklasse des jeweiligen Fugenabdich-
tungssystems (mindestens Baustoffklasse "B2" nach DIN 4102-1 oder
Klasse "E" nach DIN EN 13501-1) zu beachten

3 |Trog-Element: flissigkeitsundurchldssig gemal Abschnitt 2.1(3)
- Uberwachungsklasse 2
- Betondruckfestigkeitsklasse C35/45
- Bemessungszustand Zustand Il
- Risszustandsklasse W, < 0,1 mm
- Betondeckung 50 mm
- Bewehrung B 500 B (Wst.-Nr. 1.0439)
- Expositionsklassen XC4, XD3, XF4, XM2
- Befahrbarkeitsstufen t 0: FuRganger
- Brandverhaltensklasse A1,

bei der Verwendung in Dichtkonstruktionen mit Fugenabdichtungs-
systemen ist die Brandverhaltensklasse des jeweiligen Fugenabdich-
tungssystems (mindestens Baustoffklasse "B2" nach DIN 4102-1 oder
Klasse "E" nach DIN EN 13501-1) zu beachten

4 Transport- und Wellenanker und Flachstahlanker

Montagebefestigungsmittel

B+F Abdichtungssystem aus Trogelementen, Ableitflachen und Sammelschachten zur
Verwendung in LAU-Anlagen

Charakteristische Bauteil- und Materialkennwerte Anlage 4

Z58931.14 1.74.3-31/14
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Bautechnik
Transport- und Montagemittel
Geometrie, Material und Einbau
- fur Trog-Elemente
Wellenanker Rd 30 bis Rd 52 - D
- - s
J | |
i e '
I bl |
S | i | .
Kol i l |
feleta | I
e | | |
0 | ) |
L] I"':.-]
e 3
R _ e t Ly
- fur Plattenelemente
Flachstahlanker Rd 24 bis ... (gewichtsabhangig)
AR
PO I I A IR A
.""‘*“"ln"-‘L‘G’G"*"G’t‘t“’&"“
B+F Abdichtungssystem aus Trogelementen, Ableitflachen und Sammelschachten zur
Verwendung in LAU-Anlagen
: . Anlage 5
Transport- und Montagebefestigungsmittel 9

Z58931.14
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Beispiele von Fugenabdichtungen/Verbindungen, schematische Darstellung

- Anschluss an Dichtflachen/-konstruktionen und Verbindung der Fertigteilelemente mit

Fugendichtstoffsystemen:
(allgemeine bauaufsichtliche bzw. europaisch technische Zulassung fur die jeweilige Verwendung in LAU-Anlagen):

\ Priifflissigkeit \\

Fugendichtstoff”
"_i_
1
dy d 1 geschiitzte
b/2-—|— Fugenflanke
o I | —
A1 AN : ey < dy
1 Eindringfront der ™ I
! I
|

A N

Trogelement == m = m ___\_____\___.E.
Hinterfillmaterial . .
ichtschicht aus

flussigkeitsundurchlassigem Beton

du = Haft- bzw. Kontaktflache des Fugendichtstoffs an der Fugenflanke; dy = d + b/2
b = Breite des Fugendichtstoffs, zul. Fugenbreite gemaR Anlage 2

d = Dicke des Fugendichtstoffs; d = (0,8 bis 1,0) xb

€ = charakteristische Eindringtiefe der wassergefahrdenden Flissigkeit

- Beispiel einer Verbindung von Tragwannen:
mit Fugenprofilen” mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung fir die jeweilige Verwendung in LAU-Anlagen,
z. B. Zulassung Z-74.5-59

Fugenprofil, PE-Schaumstoff

d= dH

A 4

Voranstrich (Primer)
und Klebstoff als
Verankerungsschicht

Tragwanne

" Die charakteristische Eindringtiefe der jeweiligen Flissigkeit muss kleiner sein als die maximale Dicke der

Haft- bzw. Kontaktflache des Fugenabdichtungssystems an der Fugenflanke (siehe auch in den
Zulassungen fiir Fugenabdichtungssysteme).

B+F Abdichtungssystem aus Trogelementen, Ableitflachen und Sammelschachten zur
Verwendung in LAU-Anlagen

Anl 6
Beispiele von Fugenabdichtungen/Verbindungen, schematische Darstellung nage
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- Anschluss der Fertigteilelemente mit einer Kombination von verschiedenen Fugenabdichtungssystemen:
(ETA bzw. allgemeine bauaufsichtliche Zulassung)

Fugenabdichtungssystem mit allgemeine bauaufsichtlicher
bzw. europaische technischer Zulassung fir LAU-Anlagen:

Horizontal: Geeigneter Fugendichtstoff, gieRfahig bzw.
5 Fugenprofile
2 Vertikal: Geeigneter Fugendichtstoff, standfest bzw.
‘H‘ Fugenprofile

Innen Hinterfilimaterial

AuBen 5 \
" Geeignetes Abdichtungssystem gegen
‘H‘ \ driickendes Wasser, z.B. FERMADUR

B+F Abdichtungssystem aus Trogelementen, Ableitflachen und Sammelschachten zur
Verwendung in LAU-Anlagen

Anl 7
Beispiele von Fugenabdichtungen/Verbindungen, schematische Darstellung nage
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Trog-Element, Typ 1.1, Standardelement:
(Fertigteillangen von 2.500 mm bis 7.500 mm sind zulassig. Die jeweiligen Einzelabmessungen sind bezogen auf
die jeweilige Einzelausfihrung anzupassen.)

1650 - 2880
Transport- und Montagemittel
200/230] | 1200 - 2500 L l2007230 ransp 9 '
t 1 ~_— siehe Anlage 5
4 b —
! | e
po . . ]
b Befestigungen fiir atsl
?*0*0 +*+¢l
b Rohrhalterungen e
Fidac : e
b bzw. Anbauteile o
fied | S
e el : LS
b e
I o
=1 .
g o & |
1 |
1 g = |
B = ™~ |
® I
| Sporne, falls erforderlich,
L I | B y/ in Abhangigkeit von der
| B SRS e R e R A T T T T T T =
N L N, Héhe des Grundwassers
! i, P T Fad
L e R
i e L ]
[

Entwasserung
B =60 mm, t =50 mm

22[].-'25{J+ } 1160 = 2460 } +220;'25D

Trog-Element, Typ 1.2, Pumpensumpf-Element:
(Fertigteillangen von 2.500 mm bis 7.500 mm sind zulassig. Die jeweiligen Einzelabmessungen sind bezogen auf
die jeweilige Einzelausflihrung anzupassen.)

1660 = 2960

Transport- und Montagemittel,
200/230] 1200 - 2500 4 200/ 230 siehe Anlage 5

g _

—

960 - 2510
700=2250
710 - 2260

Sporne, falls erforderlich, in
Abhangigkeit von der Hohe
des Grundwassers

600

Pumpensumpf nur mit
— Auskleidung nach
™ Anlage 3

260
A

B+F Abdichtungssystem aus Trogelementen, Ableitflachen und Sammelschachten zur
Verwendung in LAU-Anlagen

Geometrie der Trog-Elemente, Typ 1.1 und 1.2 Anlage 8
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Trog-Element, Typ 1.3, Entwasserungselement:
(Fertigteillangen von 2.500 mm bis 7.500 mm sind zulassig. Die jeweiligen Einzelabmessungen sind bezogen auf
die jeweilige Einzelausfihrung anzupassen.)

1680 - 2980
2000230 1200 - 2500 L 2004230
I 1 . Transport- und Montagemittel,
P'.:‘:_.---"'f siehe Anhang 5
(=]
2
1
q &
2 =
5
)
= Sporne, falls erforderlich, in
Abhangigkeit von der Hohe
I T Bty 1 B Py T 3~ des Grundwassers
: “
L 1
2 Detail "A"
[ A
Pumpensumpf rur mit
Auskleidung nach
Anlage 3
4 1
T T—1
} Il
T T
2200250 1160 = 2450 | 12200250
1 T 1
Detail A:
| -
| o
=)
=
o
o]
o
- 70

— Ablaufanschluss DN 100 bzw. DN 150
— Die Verbindung ist nur geschweif3t bzw. geklebt zulassig.
— Material gemaf& Anhang 3, Tabelle 1:
Austenitischer nichtrostender Stahl,
— Polyethylen hoher Dichte, PE-HD,
— Stahlrohre, feuerverzinkt,
— Rohre aus glasfaserverstarktem Polyesterharz (UP-GF)

B+F Abdichtungssystem aus Trogelementen, Ableitflachen und Sammelschachten zur
Verwendung in LAU-Anlagen

Geometrie des Trog-Elements, Typ 1.3 Anlage 9
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Plattenelement, Typ 2.1:

(Fertigteillangen von 2.500 mm bis 7.500 mm sind zulassig. Die jeweiligen Einzelabmessungen sind bezogen auf

die jeweilige Einzelausfihrung anzupassen.)

Auflager Gitterrost L 1300 - 3000

} Auflager Gitterrost

1%

o
[ep]
WL W W W W T T
o RKHXRRRRKKS
® ; A A

Plattenelement, Typ 2.2:

(Fertigteillangen von 2.500 mm bis 7.500 mm sind zuldssig. Die jeweiligen Einzelabmessungen sind bezogen auf

die jeweilige Einzelausfiihrung anzupassen.)

1]
8
A0

]
T

153 - 170
193 -210

| 1300-3000
Auflager Gitterrost
50
1%
8 —y——————
R "“'*"'!*"1*"1‘ """
3 S S S S A,

\ Tropfnase

Plattenelement, Typ 2.3:

(Fertigteillangen von 2.500 mm bis 7.500 mm sind zulassig. Die jeweiligen Einzelabmessungen sind bezogen auf

die jeweilige Einzelausflihrung anzupassen.)

L 1300 - 3000

193-210

Auflager Gitterrost

50
1%
(Cv)) e

S G
o et e et ta s e et e te e

2 8
Tropfnase (\.I (\.I
[se] [sp]
e 3
Detail Tropfnase
e Lﬁ
10
35
B+F Abdichtungssystem aus Trogelementen, Ableitflachen und Sammelschachten zur
Verwendung in LAU-Anlagen
Anlage 10
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Abdeckung der Trog-Elemente mit Gitterrosten, Beispiele:
(begehbar bis maximale Einzellast von 1,5 kN/((0,2x0,2)m?)

Gitterroste, nur begehbar

Stahltrager IPE 120

eyl L=2.195 mm

[, A= 1.250 mm -

E:E: und Elastomerauflager

Lo

S Dichtungsprofil, z.B. PE-Seal

L

-
i

gemaR der allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung
Nr. Z-74.5-59

i
Mortelbett
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I
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Beide Sporne (falls erforderlich, in Abhangigkeit von der Héhe des Grundwassers)
werden auf der Baustelle hergestellt

Beton: C25/30, XC4, XF1, WF

nom c: 50 mm

Detail A und Verbindung zu den Gleistragwannen

*)  Zulassige Plattenlédngen unter Beriicksichtigung der
Befahrung der Gleistragwannen (Lastabtragung)

1300 bis 3000 ”
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Dichtungsprofil, z.B. PE-Seal Troof
gemaR der allgemeinen ropmase
bauaufsichtlichen Zulassung
Nr. Z-74.5-59
B+F Abdichtungssystem aus Trogelementen, Ableitflachen und Sammelschachten zur
Verwendung in LAU-Anlagen
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Abdeckung der Trog-Elemente und Verbindung zu den Gleistragwannen, Beispiele
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Unterlage fiir Plattenelemente Typ 2.3, Beispiele:
Die Unterlage ist frostfrei auszubilden

1%

7777447

fs

W

- Ausgleichsschicht (Sand, Korngruppe 2/8)

Unterlage fiir Trog-Element, Beispiele:

l+LL5 55 4
A J

- Schicht I: Es > 45 MN/m? (Kies bzw. Splittgemisch, Korngruppe 8/16)

- Ausgleichsschicht (Sand, Korngruppe 2/8)

- Schicht I: Eg > 45 MN/m? (Kies bzw. Splittgemisch, Korngruppe 8/16)

B+F Abdichtungssystem aus Trogelementen, Ableitflachen und Sammelschachten zur

Verwendung in LAU-Anlagen

Kennwerte fur Fertigteil-Unterlage Anlage 12
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Informativ
1. Beanspruchungsstufen fiir die Beaufschlagung:

1.1 Fertigteile im Bereich zum Lagern

Die Beanspruchung der Fertigteile beim Lagern ist im Einzelfall in Abhangigkeit von den betrieblichen Gegebenheiten zu
ermitteln. Sie ist u. a. abhangig von der festgelegten Beanspruchungsdauer. Innerhalb dieser festgelegten Beanspruchungs-
dauer missen ausgelaufene Flissigkeiten erkannt und von der Dichtkonstruktion entfernt worden sein.

Tabelle 1: Lagern wassergefahrdender Stoffe
Kurzzeichen Beanspruchungsstufe Beanspruchungsdauer Prifzeitraum
L4 gering Beanspruchungsdauer bis 8 Stunden" 8 Stunden
Lo mittel Beanspruchungsdauer bis 72 Stunden’ 72 Stunden
Ls hoch Beanspruchungsdauer bis 3 Monate™" 2.200 Stunden

In diesem Zeitraum der Beanspruchungsdauer ist die Beaufschlagung zu erkennen, zu beseitigen, das Abdichtungsmittel zu reinigen und
(ggf. nach sachverstandiger Bewertung) wieder in Betrieb zu nehmen.

Bei einer Beanspruchungsdauer Uber 3 Monate ist eine standige Beaufschlagung anzunehmen und die Bestimmungen dieser Zulassung
nicht anzuwenden.

1.2 Fertigteile im Bereich zum Abfiillen und Umschlagen:

Die Beanspruchung der Fertigteile beim Abflillen und Umladen wird im Einzelfall in Abhangigkeit von den betrieblichen
Gegebenheiten ermittelt. Sie ist abhangig von der Haufigkeit der Abflllvorgange und von der Infrastruktur hinsichtlich der
gefahrgutrechtlichen Anforderungen an Verpackungen fiir wassergefahrdende Stoffe.

Umlade- und Abfiillvorgange werden standig visuell auf Tropfverluste und Leckagen Uberwacht, sodass sofort Mainahmen
zu deren Beseitigung veranlasst werden kdnnen.

Tabelle 2: Abflllen wassergefahrdender Stoffe
Kurzzeichen | Beanspruchungsstufe Haufigkeit Priifzeitraum
A1 gering Abflllen bis zu 4 x pro Jahr. 8 Stunden
. . . Beaufschlagungszyklus:
Az mittel Abflllen bis zu 200 x pro Jahr. 28 Tage je 5 Stunden”
. . . . .. | Beaufschlagungszyklus:
As hoch Abfillen ohne Einschrankung der Haufigkeit 40 Tage je 5 Stunden?
;; aquivalente Beaufschlagung (gleiche Eindringtiefe): einmalig 144 Stunden.

aquivalente Beaufschlagung (gleiche Eindringtiefe): einmalig 200 Stunden.

Tabelle 3: Umschlagen wassergefahrdender Stoffe
Kurzzeichen | Beanspruchungsstufe MaRnahme Prifzeitraum
. Umladen von Stoffen in geeigneter
U1 gering Verpackung” 8 Stunden
U mittel Umladen von Stoffen in nicht geeigneter Beaufschlagungszyklus:
2 Verpackung” 28 Tage je 5 Stunden?

" Gemal den Bestimmungen hinsichtlich den gefahrgutrechtlichen Anforderungen an Verpackungen fiir wassergefahrdende Stoffe.

aquivalente Beaufschlagung (gleiche Eindringtiefe): einmalig 144 Stunden.

2. Sicherheitsfaktoren zur Ermittlung der charakteristischen Eindringtiefe und der Mindestbauteildicke:
Sicherheitsfaktor ys: Sicherheitsfaktor flr die statistische Abweichung von den Einzelwerten der Eindringtiefen: 1,35.

Sicherheitsfaktor ye: Sicherheitsbeiwert fur die Eindringtiefe, beruhend auf den Vorgaben der Uberwachung und Priifung
und wahrend der Nutzung der Fertigteile (Uberwachung der Anlage): 1,5.

B+F Abdichtungssystem aus Trogelementen, Ableitflachen und Sammelschachten zur
Verwendung in LAU-Anlagen
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