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ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit
des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

Sofern in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Anforderungen an die besondere
Sachkunde und Erfahrung der mit der Herstellung von Bauprodukten und Bauarten
betrauten Personen nach den 8§17 Abs.5 Musterbauordnung entsprechenden
Landerregelungen gestellt werden, ist zu beachten, dass diese Sachkunde und Erfahrung
auch durch gleichwertige Nachweise anderer Mitgliedstaaten der Européischen Union belegt
werden kann. Dies gilt ggf. auch fur im Rahmen des Abkommens Uber den Europaischen
Wirtschaftsraum (EWR) oder anderer bilateraler Abkommen vorgelegte gleichwertige
Nachweise.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die fur die Durchfiihrung von
Bauvorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und
Bescheinigungen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter,
insbesondere privater Schutzrechte, erteilt.

Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter
gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen”, dem Verwender bzw. Anwender
des Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur
Verfigung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauaufsichtliche
Zulassung an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten
Behdorden Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfligung zu stellen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollstandig vervielfaltigt werden. Eine
auszugsweise Veroffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fir
Bautechnik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dirfen der allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung nicht widersprechen. Ubersetzungen der allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung mussen den Hinweis "Vom Deutschen Institut flir Bautechnik
nicht geprufte Ubersetzung der deutschen Originalfassung" enthalten.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung koénnen nachtraglich ergdnzt und geandert
werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.
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BESONDERE BESTIMMUNGEN
Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung erstreckt sich auf die Anwendung der Sandwich-
elemente mit der Bezeichnung "Adriaroof rock”, "Adriaroof rock REI", "Adriawall rock",
"Adriawall rock EI", "Adriawall rock FN" und "Adriawall rock FN EI" mit CE-Kennzeichnung
nach EN 14509".

Die Sandwichelemente bestehen aus einem Stitzkern aus Mineralwolle zwischen
Deckschichten aus Metall. Sie werden in einer Baubreite bis 1155 mm und mit einer
durchgehenden Elementdicke von mindestens 50 mm bis zu maximal 200 mm hergestellt.
Als Deckschichten werden ebene, quasi-ebene und profilierte Bleche aus Stahl verwendet.

Die Sandwichelemente sind raumabschlie@ende und warmedammende AuBRenwand- und
Dachbauteile. Die Dachneigung muss mindestens 5 % (£ 3°) betragen.
Das Brandverhalten der Sandwichelemente ist klassifiziert nach EN 13501-1.

Die Sandwichelemente dirfen nicht zur Aussteifung von Gebauden, Gebaudeteilen
(z. B. Pfetten, Sparren, Stitzen) und baulichen Anlagen herangezogen werden; Nutzlasten
sind nur in Form von Montage- und Reparaturlasten zulassig.

Bestimmungen fir die Bauprodukte

Eigenschaften und Zusammensetzung
Sandwichelemente

Die Sandwichelemente missen die Bestimmungen der harmonisierten europaischen Norm
EN 14509' sowie die Besonderen Bestimmungen einschlieBlich den Angaben in den
Anlagen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung und die Hinterlegungen beim
Deutschen Institut fir Bautechnik einhalten.

Die Sandwichelemente miissen gemaR EN 14509 CE-gekennzeichnet sein. Die
Klassifizierung des Brandverhaltens muss den Zusatz "fur alle Endanwendungen" enthalten.

Der Kernwerkstoff der Sandwichelemente besteht aus folgender oder gleichwertiger
Mineralwolle:

"BPE BP" der Fa. Knauf Insulation d.o.o., Slovenia
Lastverteiler

Der Lastverteiler (Stahlprofil) fur die indirekte Befestigung der Wandelemente
"Adriawall rock FN" und "Adriawall rock FN EI" muss aus nichtrostendem Stahl der
Werkstoff-Nr. 1.4301 nach DIN EN 10088 bestehen und gemald DIN EN 1090-1 CE-gekenn-
zeichnet sein. Die Abmessungen mussen den Angaben in Anlage 5.3 entsprechen.

Bestimmungen fur Entwurf und Bemessung

Tragféhigkeit und Gebrauchstauglichkeit
Allgemeines

Die folgenden Bestimmungen gelten nur, wenn die Sandwichelemente die im Abschnitt 2.1.1
sowie in den Anlagen aufgefiihrten Eigenschaften einhalten und unter Beachtung des
Abschnitts 4 und der Anlagen gemafR den Bestimmungen im Abschnitt 1 verwendet werden.

Die Nachweise fur den Grenzzustand der Tragféhigkeit und Gebrauchstauglichkeit der
Sandwichelemente sowie ihrer Anschlisse und Verbindungen an der Unterkonstruktion sind
nach dem Teilsicherheitskonzept zu fiihren.

EN 14509:2013-12

1.10.49-734/1
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Fur die Befestigung der Elemente sind die Verbindungselemente (Schrauben) nach
Anlage 2, soweit die Besonderen Bestimmungen der Schraubenzulassung oder —ETAS es
gestatten, zu verwenden. Bei indirekter Befestigung ist die Anlage 2 zu beachten.

Der Nachweis der Sandwichelemente ist gemaR Abschnitt E.2, E.3.4, E.5 und E.7 der Norm
EN 14509' vorzunehmen; Abschnitt E.4 und E.6 kommen nicht zur Anwendung. Die Durch-
biegungsbegrenzungen nach EN 14509%, Abschnitt E.5.4, sind einzuhalten. Die charakte-
ristischen Werte fur die Knitterspannungen sind der Anlage 3.2 zu entnehmen.

Die Knitterspannungen fur die duBeren Deckschichten am Zwischenauflager (s. Anlage 3.2;
Deckschichttyp: "M", "P", "L" und "E") gelten bei Befestigung mit bis zu maximal funf
Schrauben pro Meter. Fir mehr Schrauben pro Meter sind diese Knitterspannungen mit dem
Faktor

k=(11-n)/6 (n = Anzahl der Schrauben pro Meter)

abzumindern.

Diese Festlegungen gelten, sofern in den folgenden Abschnitten nichts anderes bestimmt ist.
Der Nachweis der Tragféhigkeit der Schrauben sowie der Schraubenkopfauslenkungen hat
nach der in Anlage 2 aufgefuhrten Zulassung bzw. ETAs zu erfolgen, wobei die
Einwirkungen und deren Kombinationen nach den bauaufsichtlich eingefiihrten technischen
Baubestimmungen®? zu ermitteln sind. Bei der Ermittlung der Einwirkungen fur die
Befestigungen darf bei durchlaufenden Sandwichelementen der Ansatz von Knittergelenken

Uber den Innenstiitzen (Traglastverfahren nach EN 14509', E.7.2.1 und E.7.2.3) nicht
angesetzt werden (keine Kette von Einfeldelementen).

Die charakteristischen Werte der Zugtragfahigkeit Ngryx sowie Ngryk und die charakte-
ristischen Werte der Querkrafttragfahigkeit Vg der Verbindungen sind der Anlage 2 zu
entnehmen.

Die Kombinationsbeiwerte ¢ und die Teilsicherheitsbeiwerte yr sind den bauaufsichtlich
eingefuhrten Technischen Baubestimmungen zu entnehmen. Die materialbezogenen
Sicherheitsbeiwerte yy sind in folgender Tabelle aufgefihrt:

) L ) Grenzzustand
Eigenschaften, fir die yy gilt o ] )
Tragfahigkeit Gebrauchstauglichkeit

FlieRen einer Metalldeckschicht 1,10 1,00
Knittern einer Metalldeckschicht im Feld und
an einem Zwischenauflager 1,38 1,10
(Interaktion mit der Auflagerreaktion)
Schubversagen des Kerns 1,39 1,11
Schubversagen einer profilierten Deckschicht 1,10 1,00
Druckversagen des Kerns 1,47 1,13
Aufnehmbare Auflagerkraft des Auflagers einer

-~ : 1,10 1,00
profilierten Deckschicht
Versagen der direkten oder indirekten 133 i

Befestigungen

Siehe: www.dibt.de unter der Rubrik >Geschéftsfelder< und dort unter >Bauregellisten/Technische
Baubestimmungen<

1.10.49-734/1
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Einwirkungen

Die Lasten sind nach den bauaufsichtlich eingefiihrten Technischen Baubestimmungen
anzusetzen.

Zusétzlich sind Temperaturdifferenzen zwischen den Deckschichten zu beriicksichtigen.

Als maximale Temperaturdifferenz der gleichzeitig in beiden Deckschichten wirkenden
Temperaturen ist fir den Endzustand

AT = T]_ - T2
mit T, und T, gemaf wie folgt anzusetzen.
o Deckschichttemperatur der Innenseite T,

Im Regelfall ist von T, = 20 °C im Winter und von T, = 25 °C im Sommer auszugehen,;
dies gilt fir den Nachweis der Tragféhigkeit und Gebrauchstauglichkeit.

In besonderen Anwendungsfallen (z. B. Hallen mit Klimatisierung - wie Reifehallen, Kihl-
hauser) ist T, entsprechend der Betriebstemperatur im Innenraum anzusetzen.

e Deckschichttemperatur der Aul3enseite T,
Es ist von folgenden Werten fir T, auszugehen:

Jahreszeit Sonnen- Grenzzustand Grenzzustand
einstrahlung |der Tragféhigkeit der Gebrauchstauglichkeit
Farbgruppe ~ Re
% T, [°C
T, [°C] 1 | Tl
Winter - -20 alle 90-8 -20
bei gleichzeitiger ) 0 alle 90-8 0
Schneelast
| 90-75 +55
direkt +80 Il 74 - 40 +65
Sommer i 39-8 +80
indirekt +40 alle 90-8 +40
" I=sehrhell li=hell Il =dunkel

Rc: Reflexionsgrad bezogen auf Bariumsulfat = 100 % (Die angegebenen Helligkeitswerte beziehen
sich auf das Messverfahren nach Hunter-L-a-b.)

Unter indirekter Sonneneinstrahlung auf die Wand wird der Fall einer vorgehangten, hinterlifteten
Fassade vor der Sandwichwand (wie z. B. oftmals bei Kiihlhallen) verstanden.

Die maximale Temperaturdifferenz AT der gleichzeitig in beiden Deckschichten wirkenden
Temperaturen ist fir den Montagezustand entsprechend den ortlichen Gegebenheiten
gof. zusétzlich nachzuweisen.

Beanspruchbarkeiten

Die charakteristischen Kennwerte der Beanspruchbarkeiten der Sandwichelemente und der
Schrauben sind den Anlagen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zu ent-
nehmen. Fur die in Abhéngigkeit von der Unterkonstruktion ggf. vorzunehmende Redu-
zierung der Zugtragfahigkeit der Schrauben sind die in Anlage 2 aufgefiihrte Zulassung bzw.
ETAs zu beachten.

1.10.49-734/1
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Die Elemente sind Kklassifiziert nach EN 13501-1, wobei die Bedingungen “fur alle
Endanwendungen" gemaR EN 14509' eingehalten sein miissen. Fiir die bauaufsichtliche
Benennung des Brandverhaltens gilt die Anlage 0.2.2 der Bauregelliste A, Teil 1.

Wird bauseitig ein Fugenband in die L&angsfugen der Sandwichelemente eingelegt, kann sich
die in der CE-Kennzeichnung ausgewiesene Brandklassifizierung andern.

Feuerwiderstand

Die Anwendung der Sandwichelemente nach Abschnitt 1 in Konstruktionen, an die Anforde-
rungen hinsichtlich des Feuerwiderstandes gestellt werden, ist in dieser allgemeinen bauauf-
sichtlichen Zulassung nicht geregelt.

Wérmeschutz

Fur den rechnerischen Nachweis des Warmeschutzes gilt DIN 4108.

Zur Ermittlung des Bemessungswertes des Warmedurchgangskoeffizienten der Sandwich-
elemente ist der im Rahmen der CE-Kennzeichnung deklarierte Warmedurchgangs-
koeffizient U bzw. der deklarierte Nennwert der Warmeleitfahigkeit mit dem Faktor 1,2 zu
multiplizieren.

Fir Sandwichelemente, bei denen der Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit des
Kernwerkstoffs auf der Grundlage einer allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung bestimmt
wurde, darf dieser fur die Berechnung des Warmedurchgangskoeffizienten U der Sand-
wichelemente nach EN 14509", Anhang A.10 angesetzt werden.

Schallschutz

Fiir die Anforderungen an den Schallschutz gilt DIN 4109°,

Bei der Ermittlung des Rechenwertes des bewerteten Schallddmm-MaRes gemaR DIN 4109°
aus dem nach EN 14509' im Rahmen der CE-Kennzeichnung angegebenen Nennwert ist
ein Vorhaltemal3 von -2 dB zu beriicksichtigen.

Korrosionsschutz

Entsprechend den Anwendungsbedingungen ist ein ausreichender Korrosionsschutz
vorzusehen. Hierzu sind gegebenenfalls zuséatzliche Malinahmen erforderlich, die in jedem
Einzelfall beurteilt werden missen, wobei der Brandschutz zu beachten ist.
Gesundheitsschutz

Die Sandwichelemente missen einen Mineralwollekern aufweisen, deren Verwendung durch
die Chemikalien-Verbotsverordnung vom 19. Juli 1996 (Bundesgesetzblatt Teil | S. 1151),
zuletzt gedndert gemal der Bekanntmachung vom 25. Mai 2000 (Bundesgesetzblatt Teil |
S. 747), nicht untersagt ist.

Bestimmungen fir die Ausfihrung

Allgemeines

Die Sandwichelemente missen gemafd folgender Bestimmungen und entsprechend den
Angaben der Anlagen sowie unter Bertcksichtigung der Planungsvorgaben (s. Abschnitt 3)
eingebaut werden.

Bestimmungen fiur die ausfuhrenden Firmen

Sandwichelemente durfen nur von Firmen eingebaut werden, die die dazu erforderliche
Erfahrung haben.

Benachbarte Sandwichelemente mussen in der Langsfuge passgenau angeordnet werden.

DIN 4109:1989-11

1.10.49-734/1
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Die Verbindungselemente sind entsprechend den Bestimmungen der in Anlage 2 genannten
Zulassung und ETAs einzubringen, um eine einwandfrei tragende und erforderlichenfalls
dichtende Verbindung sicherzustellen.

Der Witterung ausgesetzte Schrauben mit Unterlegscheibe und Elastomerdichtung sind von
Hand oder mit einem Elektroschrauber mit jeweils entsprechend eingestelltem Tiefen-
anschlag einzuschrauben. Die Verwendung von Schlagschraubern ist grundsétzlich
unzuléssig.

Befestigung an der Unterkonstruktion

Bei direkter Befestigung sind die Elemente je Auflager mit mindestens zwei Schrauben pro
Element entsprechend Anlage 5.1 und 5.2 zu befestigen, bei indirekter Befestigung geman
Anlage 5.3. An Auflagern aus Stahl und Nadelholz sind die hierfir nach Abschnitt 3.1.1
angegebenen Verbindungselemente zu verwenden. An Auflagern aus Stahlbeton, Spann-
beton oder Mauerwerk erfolgt die Befestigung unter Zwischenschaltung von ausreichend
verankerten Stahlteilen unter Beachtung der einschlagigen Zulassungen und Normen.

Fir e (Abstande der Schrauben untereinander) und er (Abstdnde der Schrauben zum
Bauteilrand) sind die Angaben der Anlage 5.1 bis 5.3 zu beachten. Die Auflagerbreite darf
die Werte der Anlage 4 nicht unterschreiten.

Anschluss an Nachbarbauteile

Die Elemente sind so einzubauen und am Nachbarbauteil anzuschliel3en, dass Feuchtigkeit
nicht durchdringen kann und Warmebricken vermieden werden. Diese Details sind im
Einzelfall zu beurteilen.

Detailausbildung

Entsprechend den Anwendungsbedingungen sind die Detailausbildungen, insbesondere bei
offenen Schnittkanten, so auszubilden, dass keine Beeintréachtigung durch z. B. Feuchtigkeit,
Tierfrald oder Insektenbefall entsteht. Hierzu sind ggf. konstruktive Malinahmen erforderlich,
die in jedem Einzelfall beurteilt werden mussen, wobei der Brandschutz zu beachten ist.

Ubereinstimmungsbestéatigung

Die Firma, die die Sandwichelemente einbaut, muss fiir jedes Bauvorhaben eine Uberein-
stimmungsbestéatigung gemaf Anlage 6 ausstellen, mit der sie bescheinigt, dass die Kenn-
zeichnung bzw. die Leistungserklarung der von ihr eingebauten Sandwichelemente den
Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen und die
Vorgaben des Planers (s. Abschnitt 3) sowie die Bestimmungen zum Einbau (s. Abschnitt 4)
eingehalten wurden.

Diese Erklarung ist in jedem Einzelfall dem Bauherrn vorzulegen und von ihm in die Bauakte
mit aufzunehmen.

Bestimmungen fir Nutzung, Unterhaltung und Wartung

Dacher durfen fir Gbliche ErhaltungsmafRnahmen, Reparaturen, Reinigungsarbeiten und
Zustandskontrollen nur von Einzelpersonen betreten werden. Dies gilt nur, sofern die
Angaben in der CE-Kennzeichnung der Sandwichelemente zu Punkt- und Trittlasten dieses
ermdglichen und ausreichend beriicksichtigt werden.

Renée Kamanzi-Fechner Beglaubigt
Referatsleiterin

767995.16
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Dachelemente "Adriaroof rock" und "Adriaroof rock REI"

AuRere Deckschicht "T"
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Innere Deckschichten "M", "P","L" und "E"

Deckschicht "M"

Deckschicht "P"

Deckschicht "L"

Deckschicht "E" (eben)

Elementdicke:

Baubreite:

Nennblechdicke der &uReren Deckschicht:
Nennblechdicke der inneren Deckschicht:

- -
4545 4545

50 mm <D <200 mm
0,50 mm < typom1 < 1,00 mm
0,40 mm < tygmp < 1,00 mm
1000 mm

MalRangaben in mm

Mineralwolle

Sandwichelemente nach EN 14509 mit Stahldeckschichten und einem Kernwerkstoff aus

Anlage 1.1

Dachelemente "Adriaroof rock" und "Adriaroof rock REI"
Geometrie, Abmessung und Profilierung

768005.16
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Wandelemente "Adriawall rock"” und "Adriawall rock EI"

AuRere Deckschichten:
Innere Deckschichten
Profilierung der Deckschichten

Elementdicke:

Nennblechdicke der auf3eren Deckschicht:
Nennblechdicke der inneren Deckschicht:
Baubreite:

= 1000 - 1155 "2 1‘
23 =
™ o
c
Aussenseite e
_;r B [
o)
 — — — — ‘ — — ~— Vv
- Innenseite %
23 -
- Baubreite - e
2

"M","P","L" und "E"
"M", P, "L" und "E"
siehe Anlage 1.1

50 mm <D <200 mm
0,50 mm < tygm < 1,00 mm
0,40 mm < tpom2 < 1,00 mm
1000 mm bis 1155 mm

MafRangaben in mm

Mineralwolle

Sandwichelemente nach EN 14509 mit Stahldeckschichten und einem Kernwerkstoff aus

Geometrie, Abmessung und Profilierung

Wandelemente "Adriawall rock" und "Adriawall rock EI"

Anlage 1.2

768005.16
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Wandelemente "Adriawall rock EN" und "Adriawall rock EN EI"

AuRere Deckschichten:
Innere Deckschichten
Profilierung der Deckschichten

Elementdicke:

Nennblechdicke der inneren Deckschicht:
Baubreite:

Nennblechdicke der au3eren Deckschicht:

- 1000
50. E
210 Aussenseite ""‘
17’ ’\;I > ” ]
o ;
Innenseite E
. 2
23 -+
2 1000

"M","P","L" und "E"
"M", P, "L" und "E"
siehe Anlage 1.1

50 mm <D <200 mm
0,50 mm < tygm < 1,00 mm
0,40 mm < tpom2 < 1,00 mm
1000 mm

- 48

21

MafRangaben in mm

Mineralwolle

Sandwichelemente nach EN 14509 mit Stahldeckschichten und einem Kernwerkstoff aus

Geometrie, Abmessung und Profilierung

Wandelemente "Adriawall rock FN" und "Adriawall rock FN EI"

Anlage 1.3

768005.16
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Verbindungselemente

Fur die Verbindungen der Dach- und Wandelemente mit der Unterkonstruktion dirfen nur Schrauben der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Nr. Z-14.4-407 oder der folgenden europaischen technischen
Zulassungen verwendet werden:

— ETA-13/0177 (EJOT Baubefestigungen GmbH)
— ETA-13/0179 (Hilti AG)

— ETA-13/0181 (Guntram End GmbH)

— ETA-13/0183 (SFS intec AG)

— ETA-13/0210 (Adolf Wiirth GmbH & Co.KG)

Direkte Befestiqung

Die charakteristischen Werte der Zug- und Querkrafttragfahigkeit (Nrx, Vre) der Schrauben sind der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Nr. Z-14.4-407 oder den oben genannten européischen technischen
Zulassungen zu entnehmen.

Indirekte Befestigung der Wandelemente "Adriawall rock FN" und " Adriawall rock FN_EI" fir die
Elementdicke 50 mm bis 120 mm (siehe Anlage 1.3)

Die charakteristischen Werte der Querkrafttragfahigkeit (Vrc) der Schrauben sind der allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung Nr. Z-14.4-407 oder den oben genannten européischen technischen Zulassungen
zu entnehmen.

Die charakteristischen Werte der Zugtragféahigkeit (Nryx) der Befestigung sind je Auflager der nachfolgenden
Tabelle zu entnehmen:

Befestigung Elementdicke Zwischenauflager Endauflager ?
DY [mm] Nrvx [KN] Nrvx [KN]

2 Schrauben mit Lastverteiler 2 und 50 2,1 1,2

Scheibe @ 19 mm 200 3,4 1,7

1)
2)
3)

Zwischenwerte, bezogen auf die Elementdicke D, dirfen linear interpoliert werden.
Abstand der Schraube zum Paneelrand = 55 mm
Der Lastverteiler muss den Angaben des Abschnitts 2.1.2 und der Anlage 5.3 entsprechen.

Die Werte gelten fiir den Nachweis der Einleitung der Zugkrafte in die Befestigung (Uberkndpfen).
Die Einleitung der Kréafte in die Unterkonstruktion ist gesondert nachzuweisen.
Darstellung der indirekten Befestigung: siehe Anlage 5.3

Sandwichelemente nach EN 14509 mit Stahldeckschichten und einem Kernwerkstoff aus
Mineralwolle

Anl 2
Verbindungselemente und Tragféhigkeiten nmage
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Bautechnik

Von der CE-Kennzeichnung einzuhaltende Werte

Elementdicke D ¥ [mm] 50 100 200
Rohdichte des Kernwerkstoffs [kg/m3] 108
Schubmodul (Kern)
Ge [MPal 3,7 3,7 2,1
Kurzzeit-Schubfestigkeit (Kern) 0,037 0,033 0,025
foy [MPQ]
Langzeit-Schubfestigkeit (Kern) 0,016 0,014 0,011
foy [MPQ]
Druckfestigkeit (Kern)
fec [MPa] 0.05
Zugfestigkeit mit Deckschicht 0,05 0,03 0,02
fcr [MPa]
Kriechfaktoren [/]
® 2000 1,0
® 100.000 15
Dehngrenze der Stahldeckschichten > 280
[MPa]
Y Zwischenwerte diirfen linear interpoliert werden.
Sandwichelemente nach EN 14509 mit Stahldeckschichten und einem Kernwerkstoff aus
Mineralwolle
Anl A
Kennwerte nlage 3
768005.16 1.10.49-734/1
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Institut
fur

Charakteristische Werte der Knitterspannungen oy x

Knitterspannungen fir AufRere Deckschichten

Knitterspannung [MPa]
Deck;chlchttyp Elementdicke im Feld _ am Zwischen-
geman Anlagen D [mm] . . am Zwischen- auflager,
1.1 bis 1.3 im Feld (erhdhte s
auflager (erhohte
Temperatur)
Temperatur)
50 280
T 100 229
200 129
50 bis 100 90 74 77 63
M, P, Lund E 200 49 40 42 34

Knitterspannungen fur innere Deckschichten

Deck;chlchttyp Elementdicke Knitterspannung [MPa]
geman Anlagen D [mm] . _
1.1 bis 1.3 im Feld am Zwischenauflager
50 bis 100 90
M, P,Lund E 200 49

Sandwichelemente nach EN 14509 mit Stahldeckschichten und einem Kernwerkstoff aus

Mineralwolle

Knitterspannungen

Anlage 3.2

768005.16
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Auflagerausbildung am Zwischenauflager - Beispiele

1> Zwischenouflager:

BILD 1 BILD e BILD 3
Stahlauflager Holzauflager Betonauflager
PO

NN

@

Zwischenauflager k 260mm

@.k.Wondeiemente ®,..Vcrbindungselemente @..‘im Belon verankertes Stohlouflager mit

Hartschaumstreifen,z.B. Vierkantrohr,
HTU=Schiene oder Flachstahl 60x8mm

Auflagerausbildung am Endauflager - Beispiele

e2)Verbindungselemente: Beispiel Stohlunterkonstrukton
BILD 4 FuBpunkt BILD 5 FuBpunkt BILD & Traufpunkt
Wandelemente oufgesetzt Wandelemente vorgesetzt

- _..1_@
_*’/ @
/

//

]

N

\

Endauflogerbkbreite a 240mm

Sandwichelemente nach EN 14509 mit Stahldeckschichten und einem Kernwerkstoff aus
Mineralwolle

Auflagerausbildung Anlage 4
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Direkte Befestigung der Dachelemente

Y
CL‘\///

.

s

///// A ///)

/

Kernwerkstoff, Mineralwolle
Innere Deckschicht
AulRere Deckschicht

©®e 006

Auflager

777/////)// 0

/"1"\_r o
—— N— A _/
T 0
////,/1,///,///,/,% TN 777

| )

AuRenseite

Verbindungselement, Befestigungsschraube

Schraubenabstande

untereinander e

zum Paneelrand eg

Senkrecht zur Spannrichtung

=100 mm

auf dem Obergurt

Parallel zur Spannrichtung

Stiutzweitenabstand

220 mmund 23d

d: Schraubendurchmesser

Mineralwolle

Sandwichelemente nach EN 14509 mit Stahldeckschichten und einem Kernwerkstoff aus

Direkte, sichtbare Befestigung der Dachelemente

Anlage 5.1

768005.16
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Direkte Befestiqung der Wandelemente

Baubreite Baubreite

1) 3 AuRenseite

Innenseite

@® Sandwichelement
@ Auflager, Unterkonstruktion
® Verbindungselement, Befestigungsschraube

Schraubenabstande untereinander e zum Paneelrand eg
Senkrecht zur Spannrichtung =100 mm =50 mm
Parallel zur Spannrichtung Stitzweitenabstand 220 mmund 23d
d: Schraubendurchmesser

Sandwichelemente nach EN 14509 mit Stahldeckschichten und einem Kernwerkstoff aus
Mineralwolle

. Anlage 5.2
Direkte, sichtbare Befestigung der Wandelemente g
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Bautechnik

Indirekte Befestigung der Wandelemente "Adriawall rock FN" und "Adriawall rock FN EI"

(3)

AuBenseite

|
| Fuge: (0-2) mm (1)

<

= (2)

Innenseite

(1) Sandwichelement
(2) Auflager, Unterkonstruktion
(3) Verbindungselement: 2 Schrauben mit Lastverteiler und Scheibe & 19 mm (siehe Anlage 2)

Abstéande der Verbindungselemente untereinander e zum Paneelrand eg
Senkrecht zur Spannrichtung Baubreite in der Fuge

. N . =55 mm
Parallel zur Spannrichtung Stitzweitenabstand (siehe Anlage 2)

Lastverteiler

V(s ¥ : i

2%| | i |23 @8 :
B B -

- ' :

55 40 |

6 150 |

Der Lastverteiler muss den Angaben des Abschnitts 2.1.2 entsprechen.

MalRangaben in mm

Sandwichelemente nach EN 14509 mit Stahldeckschichten und einem Kernwerkstoff aus
Mineralwolle

Anl .
Indirekte, verdeckte Befestigung der Wandelemente nliage 5.3
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Ubereinstimmungsbestatigung
fur das Bauvorhaben:

Ausfuhrende Firma:

a. Das Fachpersonal der ausfiihrenden Firma hat die erforderliche Erfahrung im Umgang mit den eingebauten/
einzubauenden Sandwichelementen. Es wurde Uber die Bestimmungen der sachgerechten Ausfiihrung
unterrichtet, z. B. durch Fachverbéande. Die Unterweisung erfolgte durch:

b. Die einzubauenden/eingebauten Sandwichelemente und Lastverteiler sind/waren gemaf den Bestimmungen
nach Abschnitt 2.1 dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung gekennzeichnet.

c. Die einzubauenden/eingebauten Sandwichelemente und Lastverteiler entsprechen den Bestimmungen
dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung.

d. Der Einbau der Sandwichelemente erfolgte nach den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung sowie den Vorgaben aus der statischen Berechnung.

e. Eine Kopie dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung und der Leistungserklarung zu den Sandwich-
elementen, das original CE-Kennzeichen sowie die Begleitangaben zum CE-Kennzeichen wurden dem
Bauherrn zur Aufnahme in die Bauakten ibergeben.

(Datum) (Unterschrift des Verantwortlichen der ausfiihrenden Firma)

Empfangsbestatigung der Produktdokumentation:

(Datum) (Unterschrift des Bauherrn oder seines Vertreters)

Anlagen: - allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
- CE-Kennzeichen
- Begleitangaben zum CE-Kennzeichen

Sandwichelemente nach EN 14509 mit Stahldeckschichten und einem Kernwerkstoff aus
Mineralwolle

- . . Anlage 6
Ubereinstimmungsbestéatigung g
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