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ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit
des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

Sofern in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Anforderungen an die besondere
Sachkunde und Erfahrung der mit der Herstellung von Bauprodukten und Bauarten
betrauten Personen nach den 8§17 Abs.5 Musterbauordnung entsprechenden
Landerregelungen gestellt werden, ist zu beachten, dass diese Sachkunde und Erfahrung
auch durch gleichwertige Nachweise anderer Mitgliedstaaten der Europaischen Union belegt
werden kann. Dies gilt ggf. auch fir im Rahmen des Abkommens Uber den Europaischen
Wirtschaftsraum (EWR) oder anderer bilateraler Abkommen vorgelegte gleichwertige
Nachweise.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die fir die Durchfiihrung von
Bauvorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und
Bescheinigungen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter,
insbesondere privater Schutzrechte, erteilt.

Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter
gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen”, dem Verwender bzw. Anwender
des Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur
Verfigung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauaufsichtliche
Zulassung an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten
Behdorden Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfligung zu stellen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollstandig vervielfaltigt werden. Eine
auszugsweise Veroffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fir
Bautechnik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dirfen der allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung nicht widersprechen. Ubersetzungen der allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung mussen den Hinweis "Vom Deutschen Institut flir Bautechnik
nicht geprufte Ubersetzung der deutschen Originalfassung" enthalten.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung koénnen nachtraglich ergdnzt und geandert
werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.
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BESONDERE BESTIMMUNGEN
Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

Zulassungsgegenstand

Die Kalksand-Plansteine mit besonderer Lochung (Loch- und Hohlblocksteine) sind
Kalksandsteine nach DIN EN 771-2" der Kategorie| mit den in dieser allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung genannten Eigenschaften.

Die Kalksand-Plansteine haben eine Lange von 248 mm, 300 mm, 373 mm oder 498 mm,
eine Breite von 175 mm oder 240 mm (Steinbreite gleich Wanddicke) und eine H6he von
123 mm oder 248 mm.

Sie werden als Loch- bzw. Hohlblocksteine mit Druckfestigkeiten entsprechend den
Druckfestigkeitsklassen 12, 16 und 20 und Brutto-Trockenrohdichten entsprechend den
Rohdichteklassen 1,2; 1,4; 1,6; und 1,8 nach DIN V 106 hergestellt.

Anwendungsbereich

Diese allgemeine bauaufsichtliche Zulassung regelt die Verwendung der Kalksand-
Plansteine mit Dunnbettmértel nach DIN V 18580° oder einem fir die Vermauerung von
allgemein bauaufsichtlich zugelassenen Kalksand-Plansteinen allgemein bauaufsichtlich
zugelassenen Dunnbettmortel fur Mauerwerk im Dunnbettverfahren (Mauerwerk mit
Diinnbettmértel) nach DIN 1053-1* mit oder ohne StoRfugenvermdrtelung und fir Mauerwerk
im Dinnbettverfahren nach DIN EN 1996-1-1° in Verbindung mit DIN EN 1996-1-1/NA® und
DIN EN 1996-2" in Verbindung mit DIN EN 1996-2/NA® mit oder ohne StoRfugen-
vermortelung.

Das Mauerwerk darf nicht als Schornsteinmauerwerk und nicht als bewehrtes Mauerwerk
verwendet werden.

Das Mauerwerk darf nicht als vorgespanntes Mauerwerk und nicht als eingefasstes
Mauerwerk nach DIN EN 1996-1-1° verwendet werden.

Das Mauerwerk darf nicht fur Mauerwerk nach Eignungsprufung, sondern nur als
Rezeptmauerwerk verwendet werden.

Bestimmungen fir die Kalksand-Plansteine
(1) Die  Kalksand-Plansteine  miussen Kalksandsteine  mit  CE-Kennzeichnung

(Konformitatsbescheinigungsverfahren 2+) nach der Norm DIN EN 771-2' mit den
nachfolgenden Eigenschaften sein.

DIN EN 771-2:2015-11 Festlegungen fur Mauersteine — Teil 2: Kalksandsteine; Deutsche Fassung
EN 771-2:2011+A1:2015

DIN V 106:2005-10 Kalksandsteine mit besonderen Eigenschaften

DIN V 18580:2007-03 Mauermaortel mit besonderen Eigenschaften

DIN 1053-1:1996-11 Mauerwerk-Teil 1: Berechnung und Ausfiihrung

Die Anwendung der Regelungen der Norm DIN 1053-1 gilt in den Landern, in denen diese Norm als Technische

Baubestimmung aufgefihrt ist.

DIN EN 1996-1-1:2013-02 Eurocode 6: Bemessung und Konstruktion von Mauerwerksbauten - Teil 1-1:
Allgemeine Regeln fur bewehrtes und unbewehrtes Mauerwerk; Deutsche Fassung
EN 1996-1-1:2005+A1:2012

DIN EN 1996-1-1/NA:2012-05 Nationaler Anhang — National festgelegte Parameter - Eurocode 6: Bemessung und
Konstruktion von Mauerwerksbauten — Teil 1-1: Allgemeine Regeln fiir bewehrtes
und unbewehrtes Mauerwerk

DIN EN 1996-2:2010-12 Eurocode 6: Bemessung und Konstruktion von Mauerwerksbauten — Teil 2:
Planung, Auswahl der Baustoffe und Ausfiihrung von Mauerwerk

DIN EN 1996-2/NA:2012-01 Nationaler Anhang — National festgelegte Parameter - Eurocode 6: Bemessung und
Konstruktion von Mauerwerksbauten — Teil 2: Planung, Auswahl der Baustoffe und
Ausfuhrung von Mauerwerk
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Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung gilt nur fir die in der Anlage 12 dieser
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung genannten produktbezogenen Angaben in der
Leistungserklarung bzw. CE-Kennzeichnung und fur Kalksand-Plansteine, die hinsichtlich
Form und Ausbildung den Punkten (2) bis (5) entsprechen.

Fur die Kalksand-Plansteine muss eine Bestéatigung des Herstellers vorliegen, dass die
verwendeten Ausgangsstoffe DIN V 106, Abschnitt 4.2, entsprechen.

(2) Die Kalksand-Plansteine muissen in Form, Stirnflichenausbildung, Lochung,
Lochanordnung und Abmessungen den Anlagen 1 bis 11 entsprechen.

(3) Der Gesamtquerschnitt von Grifféffnungen, Griffhilfen und Lochung darf 40 %, bezogen
auf die Lagerflache der Plansteine, nicht Giberschreiten.

(4) Die Loécher durfen sich zur Deckelseite hin schwach konisch verjingen. Die Abstande
zwischen den Lochréndern dirfen 7 mm nicht unterschreiten; einzelne, abweichende
Innenstegdicken eines Steines sind bis zu einer Mindestdicke von 5 mm zulassig. Die
AuRenstegdicken dirfen an keiner Stelle 10 mm unterschreiten.

(5) Bei Ausbildung der Stirnflaichen mit Nut und Feder darf die Tiefe der Nut 4 mm nicht
Uberschreiten.

Bestimmungen fiar Entwurf und Bemessung

Zuordnung der gemall Anlage 12 deklarierten Druckfestigkeiten und Brutto-
Trockenrohdichten zu Druckfestigkeitsklassen und Rohdichteklassen

Fir die Zuordnung der deklarierten Druckfestigkeiten (Mittelwerte der Druckfestigkeit
senkrecht zur Lagerflache) zu Druckfestigkeitsklassen nach DIN V 106 gilt Tabelle 1.

Tabelle 1: Druckfestigkeitsklassen

Mittelwert der Druckfestigkeitsklasse
Druckfestigkeit

N/mm?2

>18,8 12

> 25,0 16

231,3 20

Fur die Zuordnung der deklarierten Brutto-Trockenrohdichten zu Rohdichteklassen nach
DIN V 1067 gilt Tabelle 2.

Tabelle 2: Rohdichteklassen
Brutto-Trockenrohdichte Rohdichteklasse
kg/m3

1010 bis 1200 1,2

1210 bis 1400 14

1410 bis 1600 1,6

1610 bis 1800 1,8
Berechnung

Allgemeines

Der Nachweis der Standsicherheit des Mauerwerks aus den Kalksand-Plansteinen darf nach
DIN 1053-1" (siehe Abschnitt 3.2.2) oder nach DIN EN 1996 (siehe Abschnitt 3.2.3) erfolgen,
sofern nachfolgend nichts anderes bestimmt ist. Die Regeln von DIN 1053-1° diirfen mit den
Regeln von DIN EN 1996 nicht kombiniert werden (Mischungsverbot).

1.17.1-77/15
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3.2.1.2 Fir die Rechenwerte der Eigenlast (gleich charakteristische Werte der Eigenlast) fir das
Mauerwerk aus Kalksand-Plansteinen gilt DIN EN 1991-1-1° in Verbindung mit
DIN EN 1991-1-1/NA™, NCI Anhang NA.A, Tabelle NA.A 13.

3.2.2 Mauerwerk nach DIN 1053-1*

3.2.2.1 Fir die Berechnung des Mauerwerks gelten die Bestimmungen der Norm DIN 1053-1* fur
Mauerwerk im Dinnbettverfahren (Mauerwerk mit Dinnbettmortel), soweit in dieser
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung nichts anderes bestimmt ist.

Der rechnerische Ansatz von zusammengesetzten Querschnitten (siehe z. B. DIN 1053-1%,
Abschnitt 6.9.5) ist unzulassig.

3.2.2.2 Fir die Grundwerte oy, der zulassigen Druckspannungen des Mauerwerks gilt Tabelle 3.
Tabelle 3: Grundwerte oyder zulassigen Druckspannungen

Druckfestigkeitsklasse Grundwert A der zuldssigen
Druckspannung
MN/m?2
12 1,8
16 2,1
20 2,4

3.2.2.3 Fir Wande, die als Endauflager fir Decken oder Dacher dienen, durch Wind beansprucht
werden und nach DIN 1053-1*, Abschnitt 6.9.1, nachgewiesen werden, ist zusétzlich ein
Nachweis der Mindestauflast der Wande zu fuhren. Dieser darf vereinfacht nach
Gleichung (1) erfolgen, sofern kein genauerer Nachweis erfolgt.

2

Nhm 2 Swe—pbd (1)

16-(a———--)
200 4

Dabei ist:
h die lichte Geschol3hdhe
We der charakteristische Wert der Einwirkung aus Wind je Flacheneinheit
Nim der Kleinstwert der vertikalen Belastung in Wandhéhenmitte
b die Breite, Uber die die vertikale Belastung wirkt
a die Deckenauflagertiefe
d die Wanddicke

3.2.2.4 Bei Wanden mit nicht Gber die volle Wanddicke aufliegender Decke darf der Nachweis der
Standsicherheit mit dem vereinfachten Verfahren nach DIN 1053-1*, Abschnitt 6.9.1, gefiihrt
werden, wenn abweichend bzw. zusatzlich Folgendes berticksichtigt wird.

Anstelle des Faktors k, nach DIN 1053-1%, Abschnitt 6.9.1, ist zur Ermittlung der
Traglastminderung durch Knicken

k,=0,85-(a/ d) - 0,0011-42 )

anzunehmen.

DIN EN 1991-1-1:2010-12 Eurocode 1: Einwirkungen auf Tragwerke - Teil 1-1: Allgemeine Einwirkungen auf
Tragwerke - Wichten, Eigengewicht und Nutzlasten im Hochbau; Deutsche Fassung
EN 1991-1-1:2002 + AC:2009

DIN EN 1991-1-1/NA:2010-12 Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter - Eurocode 1: Einwirkungen auf
Tragwerke — Teil 1-1: Allgemeine Einwirkungen auf Tragwerke - Wichten,
Eigengewicht und Nutzlasten im Hochbau

10
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d die Wanddicke
A die Schlankheit der Wand mit h,/d
Fir den Faktor k; nach DIN 1053-1%, Abschnitt 6.9.1, gilt zusétzlich

ks<al/d 3

Die Deckenauflagertiefe a muss mindestens die halbe Wanddicke, jedoch mehr als 100 mm
betragen.

Beim Schubnachweis nach DIN 1053-1°, Abschnitt 6.9.5, gilt fir maxz die Festlegung fir
Hohlblocksteine.

Beim Schubnachweis im Rahmen einer genaueren Bemessung nach DIN 1053-1%
Abschnitt 7.9.5, gilt fir Sr, ebenfalls der Wert fur Hohlblocksteine.

Fur nichttragende AuRenwande ohne rechnerischen Nachweis (grofite zulassige Werte von
Ausfachungsflachen) gilt anstelle von DIN 1053-1*, Abschnitt 8.1.3.2, die Norm
DIN EN 1996-3/NA™, NCI Anhang NA.C.

Mauerwerk nach DIN EN 1996 (Eurocode 6)

Firr die Berechnung des Mauerwerks gelten die Bestimmungen der Norm DIN EN 1996-1-1°
in Verbindung mit DIN EN 1996-1-1/NA°®, DIN EN 1996-1-1/NA/A1" und
DIN EN 1996-1-1/NA/A2*? sowie DIN EN 1996-3" in Verbindung mit DIN EN 1996-3/NA™,
DIN EN 1996-3/NA/A1™ und DIN EN 1996-3/NA/A2'® fiir Mauerwerk im Diinnbettverfahren
(Mauerwerk mit Dinnbettmdrtel), soweit in dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung
nichts anderes bestimmt ist.

Der rechnerische Ansatz von zusammengesetzten Querschnitten (siehe z. B.
DIN EN 1996-1-1°, Abschnitt 5.5.3) ist nicht zuldssig.

Fur die charakteristischen Werte f, der Druckfestigkeit des Mauerwerks gilt Tabelle 4.
Tabelle 4: Charakteristische Werte f, der Druckfestigkeit

Druckfestigkeitsklasse Charakteristische Werte f, der Druckfestigkeit
MN/m?2
12 4,7
16 55
20 6,3

DIN EN 1996-1-1/NA/A1:2014-03 Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter - Eurocode 6: Bemessung
und Konstruktion von Mauerwerksbauten — Teil 1-1: Allgemeine Regeln fir
bewehrtes und unbewehrtes Mauerwerk; Anderung Al

DIN EN 1996-1-1/NA/A2:2015-01 Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter - Eurocode 6: Bemessung
und Konstruktion von Mauerwerksbauten — Teil 1-1: Allgemeine Regeln fir
bewehrtes und unbewehrtes Mauerwerk; Anderung A2

DIN EN 1996-3:2010-12 Eurocode 6: Bemessung und Konstruktion von Mauerwerksbauten — Teil 3:
Vereinfachte Berechnungsmethoden fir unbewehrte Mauerwerksbauten; Deutsche
Fassung EN 1996-3:2006 + AC:2009

DIN EN 1996-3/NA:2012-01 Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter - Eurocode 6: Bemessung und
Konstruktion von Mauerwerksbauten - Teil 3: Vereinfachte Berechnungsmethoden
fur unbewehrte Mauerwerksbauten

DIN EN 1996-3/NA/A1:2014-03 Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter - Eurocode 6: Bemessung und
Konstruktion von Mauerwerksbauten - Teil 3: Vereinfachte Berechnungsmethoden
fiir unbewehrte Mauerwerksbauten; Anderung Al

DIN EN 1996-3/NA/A2:2015-01 Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter - Eurocode 6: Bemessung und
Konstruktion von Mauerwerksbauten - Teil 3: Vereinfachte Berechnungsmethoden
fir unbewehrte Mauerwerksbauten; Anderung A2
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Fur die Ermittlung des Bemessungswertes des Tragwiderstandes bei Berechnung nach
DIN EN 1996-1-1° in Verbindung mit DIN EN 1996-1-1/NA°® ist der Abminderungsfaktor @,
zur Berucksichtigung von Schlankheit und Ausmitte gem&R NCI Anhang NA.G zu
berechnen.

Sofern gemaR DIN EN 1996-1-1/NA°, NCI zu 5.5.3, bzw. DIN EN 1996-3/NA™, NDP zu
4.1 (1)P, ein rechnerischer Nachweis der Schubtragféhigkeit erforderlich ist, ist dieser nach
DIN EN 1996-1-1°, Abschnitt 6.2, in Verbindung mit DIN EN 1996-1-1/NA®, NCI zu 6.2, zu
fuhren.

Fir die Ermittlung der charakteristischen Schubfestigkeit f,, nach DIN EN 1996-1-1°,
Abschnitt 3.6.2, in Verbindung mit DIN EN 1996-1-1/NA°®, NDP zu 3.6.2, gilt fiir fy, ¢ der Wert
fur Hohlblocksteine.

Witterungsschutz

Die AuBenwande sind stets mit einem Witterungsschutz zu versehen. Die
SchutzmaRhahmen gegen  Feuchtebeanspruchung (z. B.  Witterungsschutz  bei
AuRenwanden mit Putz) sind so zu wéhlen, dass eine dauerhafte Uberbriickung des
StoRRfugenbereichs gegeben ist.

Warmeschutz

Fir den rechnerischen Nachweis des Warmeschutzes sind fiur das Mauerwerk die
Bemessungswerte der Warmeleitfahigkeit A nach DIN 4108-4'", Tabelle 1, Zeile 4.2,
zugrunde zu legen.

Schallschutz
Sofern Anforderungen an den Schallschutz gestellt werden, ist DIN 4109*® maRgebend.

Feuerwiderstandsféhigkeit

Allgemeines

Die Verwendung von Wanden, Wandabschnitten und Pfeilern aus Mauerwerk nach dieser
allgemeinen  bauaufsichtlichen  Zulassung, an die  Anforderungen an die
Feuerwiderstandsfahigkeit und diesbeziiglich die bauaufsichtliche Anforderung19
"feuerhemmend"”, "hochfeuerhemmend", "feuerbestandig" oder "Feuerwiderstandsfahigkeit
120 Min" und von Wanden, an die die Anforderung "Brandwand" gestellt werden, ist fir die
Angaben in Abschnitt 3.6.2 bzw. Abschnitt 3.6.3 mit dieser allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung nachgewiesen.

Mauerwerk nach DIN 1053-1*und Klassifizierung gemaR DIN 4102-2%° bzw. DIN 4102-3*

(1) Fur die Klassifizierung gemaf Tabelle 5 sind

- hinsichtlich der Klassifizierung des Feuerwiderstandes die in DIN 4102-4* und
DIN 4102-4/A1%, Abschnitt 4.5, und

- hinsichtlich der Klassifizierung als Brandwand zusatzlich die in DIN 4102-4%* und
DIN 4102-4/A1%, Abschnitt 4.8,

DIN 4108-4:2013-02 Warmeschutz und Energie-Einsparung in Gebauden - Teil 4: Wéarme- und
feuchteschutztechnische Bemessungswerte
DIN 4109:1989-11 Schallschutz im Hochbau; Anforderungen und Nachweise

Zuordnung der Feuerwiderstandsklassen zu den bauaufsichtlichen Anforderungen gemaf Bauregelliste A Teil 1,
Anlage 0.1.1 (in der jeweils gultigen Ausgabe)

DIN 4102-2:1977-09 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Bauteile, Begriffe, Anforderungen
und Prufungen

DIN 4102-3:1977-09 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Brandwande und nichttragende
AuRenwande, Begriffe, Anforderungen und Priifungen

DIN 4102-4:1994-03 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Zusammenstellung und Anwendung
klassifizierter Baustoffe, Bauteile und Sonderbauteile

DIN 4102-4/A1:2004-11 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen - Teil 4: Zusammenstellung und

Anwendung klassifizierter Baustoffe, Bauteile und Sonderbauteile; Anderung Al

1.17.1-77/15
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festgelegten Randbedingungen einzuhalten. Zusatzlich sind die Festlegungen von
DIN 4102-4?%, Abschnitt 4.1, zu beachten.

Die ()-Werte gelten fur Wé&nde mit beidseitigem Putz nach DIN 4102-4* und
DIN 4102-4/A1%, Abschnitt 4.5.2.10.

(2) Fur die Bemessung unter Normaltemperatur (Kaltbemessung) gelten im Ubrigen die
Abschnitte 3.2.1 und 3.2.2.

(3) Die in Tabelle 5 angegebenen Werte fir o, beziehen sich auf eine Bemessung des
Mauerwerks nach dem vereinfachten Verfahren nach DIN 1053-1°, Abschnitt 6.

(4) Bei Bemessung des Mauerwerks nach dem genaueren Berechnungsverfahren nach
DIN 1053-1*, Abschnitt 7, kann die Einstufung des Mauerwerks in Feuerwiderstandsklassen
bzw. als Brandwande nach Tabelle 5 erfolgen, wenn der Ausnutzungsfaktor a, wie folgt
bestimmt wird und nicht groR3er als nach Tabelle 5 ist:

_133-y-vorho 15

. hy
fur 10< F <25:

(04
2 Ba 5 e 4)
d
far D <10 o, = 1337 Voo (5)
Pr

Darin ist
a der Ausnutzungsfaktor zur Einstufung des Mauerwerks in

Feuerwiderstandsklassen bzw. Brandwande
hy die Knicklange der Wand nach DIN 1053-1*
d die Wanddicke
% der Sicherheitsbeiwert nach DIN 1053-1*

vorho  die vorhandene Normalspannung unter Gebrauchslasten unter Annahme einer
linearen Spannungsverteilung und ebenbleibender Querschnitte

Pr der Rechenwert der Druckfestigkeit des Mauerwerks nach DIN 1053-1*

Bei exzentrischer Beanspruchung darf anstelle von Sz der Wert 1,33-5z gesetzt werden,

sofern die y-fache mittlere Spannung den Wert S nicht Giberschreitet.

Tabelle 5: Einstufung des Mauerwerks in Feuerwiderstandsklassen bzw. als
Brandwénde gemé&R DIN 4102-2%° bzw. DIN 4102-3** bei Bemessung des
Mauerwerks nach DIN 1053-1*

tragende raumabschlielende Wande (1seitige Brandbeanspruchung)

Ausnutzungsfaktor Mindestdicke d in mm fur die
Feuerwiderstandsklassebenennung

F30-A | F60-A | F90-A | F 120-A

a;<0,6 175 175 175 175

175 175 175 240
(175) (175) (175) (175)

Rohdichteklasse = 1,2
Festigkeitsklasse = 12 % <1,0

1.17.1-77/15
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Einstufung des Mauerwerks in Feuerwiderstandsklassen bzw. als

Brandwéande

gemaR  DIN 4102-2%

bzw.

Bemessung des Mauerwerks nach DIN 1053-1*

DIN 4102-3**  bei

tragende nichtraumabschlieliende Wande, Lange = 1,0 m (mehrseitige

Brandbeanspruchung)
Ausnutzungsfaktor Mindestdicke d in mm fur die
Feuerwiderstandsklassebenennung
F30-A | F60-A | F90-A | F120-A
<0,6 175 175 175 175
Rohdichteklasse > 1,2 2
Festigkeitsklasse = 12 <10 175 175 175 240
’ (175) (175) (175) (175)

tragende Pfeiler bzw. nichtraumabschlieRende Wandabschnitte, Lange < 1,0 m
(mehrseitige Brandbeanspruchung)

Aus- Mindest- Mindestbreite b in mm fiir die
nutzungs- | dicked Feuerwiderstandsklassebenennung
faktor mm F30-A | F60-A | F90-A | F120-A
_ <06 175 240 240 240 240
Rohdichteklasse = 1,2 ' 240 175 175 175 175
Festigkeitsklasse > 12 <10 175 240 240 300" 300*
2= 0 240 175 175 240 240

! Bei h¢/ d <15 darf b = 240 mm betragen.

Brandwéande (1seitige Brandbeanspruchung)

Ausnutzungs- Mindestdicke d in mm bei
faktor einschaliger zweischaliger
Ausflhrung
i >
Fesigkeiiskiasse = 12 a:< 1.0 240 2x175
Rohgicht_eklasse 1,2 <10 i 2x 240
Festigkeitsklasse = 12 2= 0 (2 x 175)

Mauerwerk
DIN 4102-3*

nach Eurocode 6

(1) Fur die Klassifizierung gemaf Tabelle 6 sind

- hinsichtlich der

Klassifizierung des Feuerwiderstandes die

DIN 4102-4/A1%, Abschnitte 4.5.2.4 bis 4.5.2.10, und

- hinsichtlich der Klassifizierung als Brandwand zusétzlich die in DIN 4102-4%

DIN 4102-4/A1%%, Abschnitte 4.8.2 bis 4.8.4,

festgelegten Randbedingungen einzuhalten.
DIN 4102-4%%, Abschnitt 4.1, zu beachten.

Die ()-Werte gelten fir Wande mit beidseiigem Putz nach DIN 4102-4*

DIN 4102-4/A1%, Abschnitt 4.5.2.10.

(2) Fur die Bemessung unter Normaltemperatur (Kaltbemessung) gelten im Ubrigen die
Abschnitte 3.2.1 und 3.2.3.

und Klassifizierung gemaR DIN 4102-2%°

in DIN 4102-4%

Zuséatzlich sind die Festlegungen

bzw.

und

und

von

und

1.17.1-77/15
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Deutsches
Institut
fur

(3) Fur die Ermittlung des Ausnutzungsfaktors im Brandfall o5 gilt DIN EN 1996-1-2/NA%,
NDP zu 4.5(3), Gleichung (NA.3).

Fur die Anwendung von Tabelle 6 gilt:

25—hif
K= —th
1,14—0,024.Tef
15
U
114-0,024- tef
Dabei ist

het die Knicklange der Wand

t die Wanddicke.
Tabelle 6:

Einstufung des

Mauerwerks

hef

fur 1o<%325

— <10
t

(6)

()

Feuerwiderstandsklassen
Brandwande gemaR DIN 4102-2%° bzw. DIN 4102-3%" bei Bemessung des
Mauerwerks nach Eurocode 6

bzw. als

tragende raumabschlieBende Wéande (1seitige Brandbeanspruchung)

Ausnutzungsfaktor Mindestdicke t in mm fir die
Feuerwiderstandsklassebenennung
F30-A | F60-A | F90-A | F120-A
o < 0,0227-k 175 175 175 175
Rohdichteklasse = 1,2
Festigkeitsklasse = 12 o <0.0379- x 175 175 175 240
= (175) (175) (175) (175)

tragende nichtraumabschlielRende Wande, Lange = 1,0 m (mehrseitige

Brandbeanspruchung)
Ausnutzungsfaktor Mindestdicke t in mm fir die
Feuerwiderstandsklassebenennung
F30-A | F60-A | F90-A | F120-A
. < 0,0227- 175 175 175 175
Rohdichteklasse = 1,2 == K e e e 220
Festigkeitsklasse = 12 < .
o < 0,0379K @a7s) | @rs) | @rs) | (175)

DIN EN 1996-1-2/NA:2013-06 Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter - Eurocode 6: Bemessung und

Konstruktion von

Mauerwerksbauten

Tragwerksbemessung fur den Brandfall

- Teil 1-2:

Allgemeine

Regeln -

1.17.1-77/15
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Fortsetzung Tabelle 6: Einstufung des Mauerwerks in Feuerwiderstandsklassen bzw. als
Brandwande gemaR DIN 4102-2”° bzw. DIN 4102-3** bei
Bemessung des Mauerwerks nach Eurocode 6

tragende Pfeiler bzw. nichtraumabschlieRende Wandabschnitte, Lange < 1,0 m
(mehrseitige Brandbeanspruchung)

Aus- Mindest- Mindestbreite b in mm fir die
nutzungs- dicke t Feuerwiderstandsklassebenennung
faktor mm F30-A | F60-A | F90-A | F 120-A
175 240 240 240 240
Rohdichteklasse = 1,2 | ** £0,0227:x1 540 175 175 175 175
Festigkeitsklasse > 12 175 240 240 300* 300*
i< 0,0379Kk | 540 175 | 175 | 240 240

! Beihk/d<15darf b = 240 mm betragen.

Brandwande (1seitige Brandbeanspruchung)

Ausnutzungsfaktor Mindestdicke t in mm bei
einschaliger zweischaliger
Ausfihrung
Rohdichteklasse = 1,4 o < 0,0284-% 240 2% 175

Festigkeitsklasse = 12

Rohdichteklasse 1,2 2 x 240
Festigkeitsklasse > 12 on < 0,0284-x ) (2 x 175)

4 Bestimmungen fir die Ausfihrung

4.1 Mauerwerk nach DIN 1053-1*

4.1.1 Fur die Ausfiihrung des Mauerwerks gelten die Bestimmungen der Norm DIN 1053-1°,
sofern in dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung nichts anderes bestimmt ist.

4.1.2 Das Mauerwerk ist als Einstein-Mauerwerk im Dilnnbettverfahren auszufiihren. Bei
Ausfuhrung ohne Sto3fugenvermdrtelung sind die Steine dicht aneinander ("knirsch") geméan
DIN 1053-1%, Abschnitt 9.2.2, zu stoRen. Bei Vermértelung der StoRfugen sind hierfiir
geeignete Werkzeuge (z. B. spezielle Dinnbettmértelkellen) zu verwenden.

Der dabei zu verwendende Diinnbettmértel muss Diinnbettmdértel nach DIN V 18580° oder
ein fur die Vermauerung von allgemein bauaufsichtlich zugelassenen Kalksand-Plansteinen
allgemein bauaufsichtlich zugelassener Diinnbettmdrtel sein.

4.2 Mauerwerk nach DIN EN 1996 (Eurocode 6)

4.2.1 Fur die Ausfiuhrung des Mauerwerks gelten die Bestimmungen der Normen
DIN EN 1996-1-1° in Verbindung mit DIN EN 1996-1-1/NA° und DIN EN 1996-2" in
Verbindung mit DIN EN 1996-2/NA®, sofern in dieser allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung nichts anderes bestimmt ist.

4.2.2 Es gilt der Abschnitt 4.1.2 sinngemaf auch fur Mauerwerk nach DIN EN 1996.

Uwe Bender Beglaubigt

Abteilungsleiter

716543.16
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© O O

a)
Beschreibung Abmessung Sonstiges
@ @ @ Loch d <30 mm
unsymmetrisches
Loch d<16 mm Lochbild
20 @ @ Loch d <46 mm
0 () O
b)
Beschreibung Abmessung Sonstiges
Abstand zwischen GO
GO <110 x 224 mm .
<57 mm Randabstand der GO
235 mm
c)
Beschreibung Abmessung Sonstiges
@ @ Loch d <37 mm =
Abstand zwischen GO
= d=<108 x 224 mm
e <54 mm
d)
Beschreibung Abmessung Sonstiges
@ @ @ Loch d<40 mm
Loch d<27mm Abstand zwischen GO
©, © <110 =24mm
= < X
GO <56 mm

im Dunnbettverfahren

Mauerwerk aus Kalksand-Plansteinen mit besonderer Lochung

Form und Ausbildung
Plansteine 5 DF (10 DF)

300 mm x 240 mm x 123 mm (248 mm)

Anlage 1

716805.16

1.17.1-77/15
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Bautechnik
a)
Beschreibung Abmessung Sonstiges
Abstand zwischen GO
. 214 mm B
1 GO d <97 mm Randabstand der GO
224 mm
keine Lochreihen
b)
Beschreibung Abmessung Sonstiges
@ © ® @ Randabstand der GO
1 Loch d<43mm >35mm )
Abstand zwischen GO
2 Loch d <43 mm 5 221. i
Langsstegdickensumme
2250 mm/m
@ ©) ® @ 3 cod d <102 mm Flache einer GO
<82 cm?
c)
@ @ Beschreibung Abmessung Sonstiges
@ @ @ 1 Loch d<52mm =
— Randabstand der GO
2 GO d<98 mm 235 mm
3 1 56k AR Abstand zwischen GO
214 mm
4 Loch d<52mm
d)
Beschreibung Abmessung Sonstiges
@ @ @ @ @ 1 Loch d <37 mm Abstand zwischen GO
240 mm
Loch d <37 mm Randabstand der GO
Gco d<92mm 235 mm
Mauerwerk aus Kalksand-Plansteinen mit besonderer Lochung
im Dunnbettverfahren
. Anlage 2
Form und Ausbildung g
Plansteine 5 DF (10 DF)
300 mm x 240 mm x 123 mm (248 mm)

Z16805.16

1.17.1-77/15
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Bautechnik
a)
@ @ @ Beschreibung Abmessung Sonstiges
@ 1 Loch d <34 mm Abstand der GO
- 226 mm
® GO d<97mm Randabstand der GO
3 Loch d <24 mm =35 mm
b)
@ @ @ @ @ Beschreibung Abmessung Sonstiges
® ® 1 Loch d =38 mm Randabstand der GO
=23 mm .
@ 2 GO d <96 mm Abstand zwischen GO
=40 mm
@ @ Querstegdickensumme
3 Loch d <38 mm > 270 mm/m
@ @ @ @ @ Langsstegdickensumme
4 Loch d<28 mm 2 290 mm/m
c)
@ Beschreibung Abmessung Sonstiges
@ @@ @@ @ 1 Loch d <40 mm Randabstand der GO
- 2 30 mm
2 Go d<98mm Abstand zwischen GO
@ 3 Loch d=38mm 260 mm
Querstegdickensumme
) ) 4 Loch d<31mm > 250 mm/m
Langsstegdickensumme
@ ® @ 5 Loch d <27 mm > 590 mm/m
d)
Beschreibung Abmessung Sonstiges
@ @ 1 Loch ds=71mm
2 Loch d=91 mm unsymmetrisches
3 Loch d<46 mm Lochbild
@ @ 4 Loch d <66 mm
Mauerwerk aus Kalksand-Plansteinen mit besonderer Lochung
im Dinnbettverfahren
Anlage 3

Form und Ausbildung
Plansteine 5 DF (10 DF)

300 mm x 240 mm x 123 mm (248 mm)

716805.16

1.17.1-77/15
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Bautechnik
a)
Beschreibung Abmessung Sonstiges
. <138x . :
GO <63 mm keine Lochreihen
1
b)
@ Beschreibung Abmessung Sonstiges
@ @ Loch d <58 mm Abstand zwischen GO
Loch d<25mm 260 mm
Querstegdickensumme
@ @ cd =103 x = 250 mm/m
<57 mm Langsstegdickensumme
=
@ @ @ Loch d <36 mm =250 mm/m
c)
Beschreibung Abmessung Sonstiges
@ ® ® @ Loch d <34 mm Randabstand der GO
- =235 mm
GO d<95mm Abstand zwischen GO
Loch d <24 mm 223 mm
d)
@ @ @ @ @ Beschreibung Abmessung Sonstiges
Loch d<32mm Randabstand der GO
=35 mm )
@ Abstand zwischen GO
Loch d=28mm > 50 mm
Querstegdickensumme
oJo¥oXoXo, 0 | asoenm | FEIOTR

Mauerwerk aus Kalksand-Plansteinen mit besonderer Lochung

im Dunnbettverfahren

Form und Ausbildung
Plansteine 5 DF (10 DF)

300 mm x 240 mm x 123 mm (248 mm)

Anlage 4

716805.16

1.17.1-77/15
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Deutsches
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fir
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® @
110JO
® @
()

d)

gio

|
H
|
|

Beschreibung Abmessung Sonstiges
= <138 x
GO <63 mm
Querstegdickensumme
Loch <34 mm > 230 mm/m
Loch <52 mm
Randabstand der
Loch <52 mm GO/UGH 2 35 mm
<85x
UGH <30 mm
Beschreibung Abmessung Sonstiges
= <103 x
GO
<55 mm Querstegdickensumme
Loch <34 mm 2 230 mm/m
Loch <54 mm Randabstand der
<85 GO/UGH 2 35 mm
<85 x
UGH <30 mm
Beschreibung Abmessung Sonstiges
- <103 x
GO <49 mm
Lk <64 x Querstegdickensumme
oc <54 mm 2270 mm/m
Loch $28 mm Randabstand der
Loch <50 mm GO/UGH = 35 mm
<85x
UGH <30 mm
Beschreibung Abmessung Sonstiges
-- <98 x
ae <52 mm
Randabstand der
Loch <54 mm GO/UGH 2 35 mm
<85x
UGH <30 mm

im DUnnbettverfahren

Mauerwerk aus Kalksand-Plansteinen mit besonderer Lochung

Form und Ausbildung
Plansteine 6 DF
248 mm x 175 mm x 248 mm

Anlage 5

716805.16

1.17.1-77/15
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Deutsches
Institut

fur
Bautechnik

a)
Beschreibung Abmessung Sonstiges
=75
L . £25mm
2 Loch =29 mm Randabstand der
3 Loch <52 mm UGH/OGH = 35mm
=80x
4 OGH <48 mm
b)
® O]
Beschreibung Abmessung Sonstiges
£75%
1 UGH <23 mm
2 Loch =37 mm Randabstand der
Loch < 44 mm UGH/OGH = 35 mm
=79x
4 OGH <45 mm

im Dinnbettverfahren

Mauerwerk aus Kalksand-Plansteinen mit besonderer Lochung

Form und Ausbildung
Plansteine
300 mm x 175 mm x 248 mm

Anlage 6

716805.16

1.17.1-77/15
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Deutsches
Institut

fur
Bautechnik

a)

Beschreibung Abmessung Sonstiges
= 85x
1 UGH <28 mm
Loch <37 mm Randabstand der
Loch <52 mm UGH/OGH = 35mm
=95x
4 OGH <48 mm

b)

®@ ®»® » @

: @@@ :

®@ O O o

Beschreibung Abmessung Sonstiges
1| Morteltasche <5 94 x Randabstand der
<28 mm UGH/OGH = 35 mm

Loch <25

o° mm Tiefe der
Loch =50 mm Mérteltaschen

=<

Loch <30 mm <28 mm

Mauerwerk aus Kalksand-Plansteinen mit besonderer Lochung
im Dinnbettverfahren

Form und Ausbildung
Plansteine
300 mm x 175 mm x 248 mm

Anlage 7

716805.16

1.17.1-77/15
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Deutsches
Institut

fir
Bautechnik

a)

® HO G G
E@G)@(c? G)@@i

Beschreibung Abmessung Sonstiges
=100 x Randabstand der OGH
! OGH =50 mm 235 mm
Querstegdickensumme
2 Loch <32 mm > 230 mm/m
3 Loch < 46 mm Langsstegdickensumme
2260 mm/m
4 Loch =58 mm Gesamtflache der GO
5 Loch < 64 mm <90 cme
b)
Beschreibung Abmessung Sonsliges
1 Loch d <28 mm Randabstand der GO
- 235 mm
2 GO d =100 mm Querstegdickensumme
3 Loch d <34 mm 2 290 mm/m
Langsstegdickensumme
4 Loch d <64 mm =260 mm/m

im DUnnbettverfahren

Mauerwerk aus Kalksand-Plansteinen mit besonderer Lochung

Form und Ausbildung
Plansteine 9 DF

373 mm x 175 mm x 248 mm

Anlage 8

716805.16

1.17.1-77/15
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Deutsches
Institut

fir
Bautechnik

a)

eEOXIo e
1 @ @ 1
IO OIS

Beschreibung Abmessung Sonstiges
<100 x Randabstand der OHG
L OGH <50 mm =35 mm
2 Loch =46 mm Querstegdickensumme
3 Loch <30 mm 2 230 mm/m
4 Loch =52 mm Gesamtflache der OGH
5 Loch <58 mm <100 cm?
b)

OOOOOOE
| OOOOOG |-
OOOOOOG

Beschreibung Abmessung Sonstiges
1 OGH (551000 X Randabstand der GO
=oumm =234 mm
Gesamtflache der OGH
2 Loch =47 mm <100 cm?2
Querstegdickensumme
3 Loch <47 mm 2230 mm/m

Mauerwerk aus Kalksand-Plansteinen mit besonderer Lochung
im Dunnbettverfahren

Form und Ausbildung
Plansteine 12 DF
498 mm x 175 mm X 248 mm

Anlage 9

716805.16

1.17.1-77/15
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Deutsches
Institut

fir
Bautechnik

a)
Beschreibung Abmessung Sonstiges
= <100 x .
1 GO <60 mm Randagsatgn:":er GO
2 Loch <43 mm
b)
| @ @ @ .j1
Beschreibung Abmessung Sonstiges
1 UGH S
=30 mm Querstegdickensumme
2 Loch <32 mm =260 mm/m
3 GO <100 mm Handat;séasncrin gOfUGH
4 Loch <105 mm

im DUnnbettverfahren

Mauerwerk aus Kalksand-Plansteinen mit besonderer Lochung

Form und Ausbildung
Plansteine 12 DF

498 mm x 175 mm X 248 mm

Anlage 10

716805.16

1.17.1-77/15
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iir

Bautechnik

a)
1 1
Beschreibung Abmessung Sonstiges
1 UGH = 94 x Querstegdickensumme
<34 mm =230 mm/m
Loch <34 mm Langsstegdickensumme
- 2250 mm/m
GO =100 mm Randabstand der GO
Loch <44 mm =35 mm

0000
i @Q@@®®@ i

Beschreibung Abmessung Sonstiges
<96 X
1 OGH < 48 mm Querstegdickensumme
=z 240 mm/m
2 Loch <51 mm
Loch <44 mm Handal;sg%nﬁ?ner OGH
Loch =60 mm

Mauerwerk aus Kalksand-Plansteinen mit besonderer Lochung
im Dunnbettverfahren

Anl 11
Form und Ausbildung nlage

Plansteine 12 DF
498 mm X 175 mm x 248 mm

716805.16 1.17.1-77/15
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Deutsches
Institut

fur
Bautechnik

Fiar den Verwendungszweck notwendige produktbezogene

Angaben in der Leistungserklarung bzw.
CE-Kennzeichnung nach DIN EN 771-2

Kalksandsteine - Kategorie |
Kalksand-Plansteine 300 x 240 x 123

Fur tragendes und nichttragendes, geschitztes Mauerwerk

Form und Ausbildung

Siehe Anlagen 1 bis 11
der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Nr. Z-17.1-893

Alternative Kombinationen der
deklarierten Lange (1), Breite (t)
und Hoéhe (h)

Form und Ausbildung

wie nebenan beschrieben

Lange I 300 mm 300 248 300 | 373 | 498
MalRe Breite t: 240 mm 240 175 175 175 175

Hoéhe h: 123 mm 248 248 248 248 248
Grenzabmalle Klasse T3

Alternative Werte der deklarierten

Druckfestigkeit in N/mm?2

Mittlere Druckfestigkeit - zur

Lagerflache (am ganzen Stein) N/mm? >18,8 =250 >31,3
Mauersteinkategorie |
Normierte Druckfestigkeit - zur
Lagerflache (am ganzen Stein) N/mm?2 *
Mauersteinkategorie |
Verbundfestigkeit: Festgelegter )
Wert nach DIN EN 998-2 N/mm 0,30
Brandverhalten Klasse Al
Wasseraufnahme NPD
Wasserdampf-Diffusions-
widerstandszahl nach NPD Alternative deklarierte Wertebereiche der
DIN EN 1745 Brutto-Trockenrohdichte in kg/m?3
_ = 1010 21210 21410 21610
Brutto-Trockenrohdichte kg/ms3
<1200 <1400 <1600 <1800
Frostwiderstand NPD
* Wert wie vom Hersteller deklariert.
Mauerwerk aus Kalksand-Plansteinen mit besonderer Lochung
im Dunnbettverfahren
Anlage 12

Angaben in der CE-Kennzeichnung bzw. Leistungserklarung

718085.16

1.17.1-77/15



