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ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit
des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen. ~

Sofern in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Anforderungen an die besondere
Sachkunde und Erfahrung der mit der Herstellung von Bauprodukten und Bauarten betrau-
ten Personen nach den 8§ 17 Abs. 5 Musterbauordnung entsprechenden Landerregelungen
gestellt werden, ist zu beachten, dass diese Sachkunde und Erfahrung auch durch gleich-
wertige Nachweise anderer Mitgliedstaaten der Europaischen Union belegt werden kann.
Dies gilt ggf. auch fur im Rahmen des Abkommens Uber den Europaischen Wirtschaftsraum
(EWR) oder anderer bilateraler Abkommen vorgelegte gleichwertige Nachweise.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die fir die Durchfihrung von Bau-
vorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigun-
gen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbeson-
dere privater Schutzrechte, erteilt.

Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter gehen-
der Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen”, dem Verwender bzw. Anwender des
Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfl-
gung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung an
der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behorden
Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfiigung zu stellen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollsténdig vervielfaltigt werden. Eine
auszugsweise Veroéffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fiir Bautech-
nik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dirfen der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung nicht widersprechen. Ubersetzungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulas-
sung miissen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fiir Bautechnik nicht geprifte Uber-
setzung der deutschen Originalfassung" enthalten.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung koénnen nachtraglich ergdnzt und geandert
werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.

Hinweis: Mit Inkrafttreten der geplanten Novelle der Landesbauordnungen (von den Landern wird der 16.10.2016
angestrebt) kdnnen von der Bauaufsicht fur Bauprodukte mit CE-Kennzeichnung nach Bauproduktenverordnung
(Verordnung (EU) Nr. 305/2011) voraussichtlich keine nationalen Verwendbarkeits- und Ubereinstimmungs-
nachweise mehr verlangt werden.

DemgemaR wird voraussichtlich ab diesem Zeitpunkt bei allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen fir Bau-
produkte mit CE-Kennzeichnung nach Bauproduktenverordnung die Funktion als Verwendbarkeitsnachweis im
Sinne der Landesbauordnungen entfallen und die Verwendung des U-Zeichens nicht mehr zuléssig sein.
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BESONDERE BESTIMMUNGEN
Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

Zulassungsgegenstand

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung gilt fur die Herstellung und Verwendung von
loser, kunstlicher Mineralwolle mit der Bezeichnung "Pure Floc" als Warmedammstoff.

Der Warmedammestoff dient zur Herstellung von Warmedammschichten durch maschinelle
Verarbeitung an der Anwendungsstelle.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung gilt nicht fir eine manuelle Verarbeitung des
Warmedammstoffes.
Anwendungsbereich

Der Warmedammstoff ist maschinell trocken zu verarbeiten und wie folgt im Bauwerk zu
verwenden:

a) als freiliegender Warmedammstoff auf horizontalen oder gewdlbten bzw. maRig
geneigten Flachen (< 10°) und zwischen Bindern oder Balken von Dachdecken,

b) als raumausfillender Warmedammestoff in geschlossenen HohlrAumen von Wanden in
Holztafelbauweise und vergleichbaren Hohlrdumen,

¢) als raumausfiullender Warmedammestoff in geschlossenen Hohlrdumen zwischen Sparren
und Holzbalken sowie in HohlrGumen entsprechender Konstruktionen.

Der Warmedammestoff ist nicht druckbelastbar.

Der Einbau der Warmedammstoffe muss im trockenen Zustand und in vor Feuchtigkeit
geschitzten Bereichen erfolgen.

Hinsichtlich des Brand- und Glimmverhaltens darf "Pure Floc" als nichtbrennbarer Baustoff
gemal den Landesbauordnungen verwendet werden.

Bestimmungen fir das Bauprodukt

Eigenschaften und Zusammensetzung
Zusammensetzung und Herstellungsverfahren
Der Warmedammstoff muss aus loser Mineralwolle bindemittelfrei hergestellt sein.

Der Warmedammstoff muss nach der Zusammensetzung und dem Herstellungsverfahren
dem entsprechen, der den Zulassungsversuchen zugrunde lag.

Zusammensetzung und Herstellungsverfahren sind beim Deutschen Institut fur Bautechnik
hinterlegt. Anderungen darfen nur mit Zustimmung des Deutschen Instituts fir Bautechnik
erfolgen.

Entsprechend der Anderung der Chemikalien-Verbotsverordnung vom 25. Mai 2000*
(Abschnitt 23, Spalte 3 der Tabelle) handelt es sich bei den zum Einsatz kommenden kiinst-
lichen Mineralfasern um biol6sliche Mineralfasern, die von Krebsverdacht freigestellt sind.

Rohdichte
Der Warmedammstoff wird in zwei Rochdichtebereichen hergestellt:

Jeder Einzelwert der Rohdichte des Warmedammstoffes muss bei Prifung nach Anlage 1,
Abschnitt A2.1 oder A2.2 innerhalb der folgenden Bereiche liegen.

Bereich 1: Anwendungsbereich entsprechend 1.2 a) 20 kg/m3 bis 25 kg/m3
Bereich 2: Anwendungsbereich entsprechend 1.2 b) und ¢) 30 kg/m?3 bis 40 kg/m3

Bundesgesetzblatt Jahrgang 2000 Teil 1 Nr. 24, ausgegeben zu Bonn am 31. Mai 2000.
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Der trocken verarbeitete Warmedammstoff darf sich bei der Prifung des Setzmalies nach
Anlage 1, Abschnitt A3.1, um nicht mehr als 10 % setzen.

Setzmal} bei verscharften Klimabedingungen

Der trocken verarbeitete Warmedammstoff darf sich bei der Prifung des SetzmalRes nach
Anlage 1, Abschnitt A3.2, nicht setzen.

Setzmalfld im Hohlraum

Der Warmedammstoff darf sich bei Prifung des Setzmaf3es nach Anlage 1, Abschnitt A3.3,
nicht setzen.

Warmeleitfahigkeit

Die Warmeleitfahigkeit des Warmedammstoffes nach Konditionierung bei 23 °C und 50 %
relativer Luftfeuchte darf bei Prifung nach DIN EN 12667% in Verbindung mit Anlage 1,
Abschnitt A4, folgende Grenzwerte der Warmeleitfahigkeit nicht Gberschreiten.

Bereich 1. Agrenz = 0,0356 W/(m - K)
Bereich 2:  Agrenz = 0,0337 W/(m - K)

Die Prufung erfolgt nach Lagerung im Klima 23 °C / 50 % relative Feuchte bis zur Massen-
konstanz.

Brandverhalten

Die Warmedammstoffe missen die Anforderungen an Baustoffe der Klasse A1 gemaR Ent-
scheidung der Européaischen Kommission 96/603/EG erfillen.

Die Warmedammestoffe durfen nicht glimmen. Sie missen bei der Prifung im Brandschacht
nach DIN 4102-16° die Anforderungen an nichtbrennbare Baustoffe nach DIN 4102-1%,
Abschnitte 5.2.2.5 aund 5.2.2.5 d, erfillen.

Der Glilhverlust muss bei Priifung nach DIN EN 13820° kleiner gleich 0,75 Masse-%
betragen.

Herstellung, Verpackung, Transport, Lagerung und Kennzeichnung

Herstellung

Bei der Herstellung des Warmedammstoffes sind die Bestimmungen des Abschnitts 2.1
einzuhalten.

Verpackung, Transport, Lagerung

Der Warmedammstoff ist so zu verpacken, dass er wahrend des Transports und der Lage-
rung auf der Baustelle trocken bleibt.

Kennzeichnung

Die Verpackung des Bauprodukts muss vom Hersteller mit dem Ubereinstimmungszeichen

(U-zeichen) nach den Ubereinstimmungszeichen-Verordnungen der Lander gekennzeichnet
werden.

Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 2.3 erfillt
sind.

DIN EN 12667:2001-05 Warmetechnisches Verhalten von Baustoffen und Bauprodukten; Bestimmung des
Warmedurchlasswiderstandes nach dem Verfahren mit dem Plattengerat und dem
Warmestrommessplatten-Geréat; Produkte mit hohem und mittlerem Warmedurch-
lasswiderstand; Deutsche Fassung EN 12667:2001

DIN 4102-16: 2015-09 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Teil 16: Durchfihrung von Brand-
schachtpriifungen

DIN 4102-1:1998-05 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Teil 1: Baustoffe; Begriffe, Anforde-
rungen und Prifungen

DIN EN 13820:2003-12 Warmedammestoffe fir das Bauwesen; Bestimmung des Gehalts an organischen

Bestandteilen; Deutsche Fassung EN 13820:2003

1.23.11-796
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Weiterhin ist die Verpackung des Bauprodukts mit folgenden Angaben zu versehen; dartber
hinaus erforderliche Kennzeichnungen, z. B. nach der Gefahrstoffverordnung, bleiben hier-
von unberdhrt.

— lose Mineralwolle "Pure Floc" als Warmedammstoff nach allgemeiner bauaufsichtlicher
Zulassung Nr. Z-23.11-2049

— Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit

— nichtbrennbar (Klasse A1 gemaf Entscheidung 96/603/EG der Europaischen Kommis-
sion, nicht glimmend)

— URSA Deutschland GmbH, 04509 Delitzsch
— Herstellwerk® und Herstelldatum®
— Fullgewicht
— Hinweis:
Die Verarbeitung der losen Mineralwolle "Pure Floc" entsprechend der allgemeinen bau-

aufsichtlichen Zulassung Nr. Z-23.11-2049 darf nur durch geschulte Fachbetriebe erfol-
gen, die vom Antragsteller in einer Liste gefiihrt werden.

Der Lieferschein muss folgende Angaben enthalten:

— lose Mineralwolle "Pure Floc" als Warmedammstoff nach allgemeiner bauaufsichtlicher
Zulassung Nr. Z-23.11-2049

Ubereinstimmungsnachweis
Allgemeines

Die Bestatigung der Ubereinstimmung des Bauprodukts mit den Bestimmungen dieser allge-
meinen bauaufsichtlichen Zulassung muss firr jedes Herstellwerk mit einem Ubereinstim-
mungszertifikat auf der Grundlage einer werkseigenen Produktionskontrolle und einer regel-
mafigen Fremduberwachung einschlieRRlich einer Erstprifung des Bauprodukts nach Mal3-
gabe der folgenden Bestimmungen erfolgen.

Fur die Erteilung des Ubereinstimmungszertifikats und die Fremdiiberwachung hat der Her-
steller des Bauprodukts eine hierflr anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierfur aner-
kannte Uberwachungsstelle einzuschalten.

Die Erklarung, dass ein Ubereinstimmungszertifikat erteilt ist, hat der Hersteller durch Kenn-
zeichnung der Bauprodukte mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) unter Hinweis
auf den Verwendungszweck abzugeben.

Dem Deutschen Institut far Bautechnik ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des von ihr
erteilten Ubereinstimmungszertifikats zur Kenntnis zu geben.

Werkseigene Produktionskontrolle

In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durchzu-
fuhren. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzunehmende
kontinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicherstellt, dass die

von ihm hergestellten Bauprodukte den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung entsprechen.

Die werkseigene Produktionskontrolle soll mindestens die in Tabelle 1 aufgefiihrten Mal3-
nahmen einschliel3en.

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und auszu-
werten. Die Aufzeichnungen mussen mindestens folgende Angaben enthalten:

Darf auch verschlisselt angegeben werden.

1.23.11-796
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— Bezeichnung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials und der Bestandteile
— Art der Kontrolle oder Prifung

— Datum der Herstellung und der Prifung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials
oder der Bestandteile

— Ergebnis der Kontrollen und Priifungen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den Anfor-
derungen

— Unterschrift des fir die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen

Die Aufzeichnungen sind mindestens funf Jahre aufzubewahren und der fir die Fremduber-
wachung eingeschalteten Uberwachungsstelle vorzulegen. Sie sind dem Deutschen Institut
fur Bautechnik und der zustdndigen obersten Bauaufsichtsbehdrde auf Verlangen vorzu-
legen.

Bei ungentgendem Prifergebnis sind vom Hersteller unverziglich die erforderlichen Malf3-
nahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Bauprodukte, die den Anforderungen nicht
entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit Ubereinstimmenden ausge-
schlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch méglich und zum
Nachweis der Mangelbeseitigung erforderlich - die betreffende Prifung unverziiglich zu
wiederholen.

Fremdiberwachung

In jedem Herstellwerk ist die werkseigene Produktionskontrolle durch eine Fremdiber-
wachung regelméaRig zu Gberprifen, mindestens jedoch zweimal jahrlich.

Im Rahmen der Fremdiberwachung ist eine Erstprifung des Bauprodukts durchzufuhren,
sind Proben nach dem in Tabelle 1 festgelegten Prifplan zu enthehmen und zu prufen, und
es konnen Proben flr Stichprobenprifungen entnommen werden.

Die Probenahme und Priifungen obliegen jeweils der anerkannten Uberwachungsstelle.

Es sind mindestens die Prifungen entsprechend Tabelle 1 sowie die Kontrolle der Kenn-
zeichnung durchzufuhren.

Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremduberwachung sind mindestens funf Jahre aufzu-
bewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Uberwachungsstelle dem Deut-
schen Institut fir Bautechnik und auf Verlangen der zustdndigen obersten Bauaufsichts-
behdrde vorzulegen.

1.23.11-796
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Tabelle 1: Art und Umfang der Prifungen im Rahmen des Ubereinstimmungsnachweises
Eigenschaft Prufung Mindesthaufigkeit
nach nach Werkseigene
Abschnitt Abschnitt Produktionskontrolle Fremduberwachung
Rohdichte
nach 2.1.2 Anlage 1, A2.1 1 x wéchentlich 2 x jahrlich
Anlage 1, A2.2 1 x wdchentlich 2 x jahrlich
Setzmal}
nach 2.1.3 Anlage 1, A3.1 1 x wochentlich 2 x jahrlich
Anlage 1, A3.2 1 x monatlich 2 x jahrlich
Anlage 1, A3.3 - 1 x jahrlich
Warmeleitfahigkeit | 2.1.4°
nach 2.1.4 Anlage 1, A4 - 2 x jahrlich
Brandverhalten Chargenweise bzw.
nach 2.1.5 2.15 taglich” 2 x jahrlich”
Im Laufe des Uberwachungszeitraumes ist der gesamte Rohdichtebereich zu erfassen.
Glithverlustbestimmung nach DIN EN 13820°

3.1

3.2

3.3

Z743604.16

Bestimmungen fur Entwurf und Bemessung

Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit

Beim rechnerischen Nachweis des Waéarmedurchlasswiderstandes der Bauteile nach
DIN 4108-3 gilt fiir die Warmedammschicht folgender Bemessungswert der Warmeleitfahig-
keit:

Bereich 1: A=0,037 W/(m-K)
Bereich 2: A1 =0,035W/(m-K)
Nenndicke

Bei der Berechnung des Warmedurchlasswiderstandes ist die Nenndicke der Warmedamm-
schicht anzusetzen.

Die Nenndicke entspricht bei der freiliegenden Anwendung (Abschnitt 1.2, Abs. a) der
Einbaudicke entsprechend Anlage 1, Abschnitt A1, minus 10 %.

Die Nenndicke entspricht bei der Anwendung in Wanden (Abschnitt 1.2, Abs. b) der lichten
Weite des ausgefillten Hohlraums.

Bei der horizontalen Anwendung (Abschnitt 1.2, Abs. c) entspricht die Nenndicke der lichten
Weite/HOhe des ausgefilliten Hohlraums.
Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl

Der rechnerische Nachweis eines moglichen Tauwasserausfalls infolge Dampfdiffusion nach
DIN 4108-3" ist mit der Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl p = 1 zu filhren.

DIN 4108-3:2001-07 Warmeschutz und Energie-Einsparung in Gebauden; Teil 3: Klimabedingter
Feuchteschutz, Anforderungen, Berechnungsverfahren und Hinweise fur Planung
und Ausfiihrung

1.23.11-796
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Brandverhalten

Der Warmedammstoff ist ein nichtbrennbarer Baustoff (Klasse A1l nach DIN EN 13501-1)®
gemal3 Entscheidung der Europaischen Kommission 96/603/EG, nicht glimmend).

Bestimmungen fiur die Ausfihrung

Anforderungen an die Warmedammschicht
Rohdichte

Die Warmedammschicht muss im eingebauten Zustand folgende Rohdichtebereiche auf-
weisen:

Bereich 1: Anwendungsbereich entsprechend 1.2 a) 20 kg/m3 bis 25 kg/m3

Bereich 2: Anwendungsbereich entsprechend 1.2 b) und ¢) 30 kg/m?3 bis 40 kg/m?3

Die Rohdichte wird rechnerisch als Quotient aus der Masse des eingebrachten Materials und
dem ausgefillten Volumen ermittelt.

Anforderungen an die Verarbeitung

Der Warmedammstoff wird maschinell verarbeitet.

Die Warmedammschicht muss eine gleichmaRige Einbaudicke unter Berticksichtigung der
Nenndicke aufweisen. Hierzu sind von dem ausfilhrenden Unternehmen geeignete Héhen-
marken vor der Verarbeitung in einem ausreichenden Abstand anzuordnen.

Das ausfuhrende Unternehmen hat die Einbaudicke entsprechend Anlage 1, Abschnitt A1,
sowie die Rohdichte entsprechend den Abschnitten 2.1.2 und 4.1.1 zu Uberpriufen.

Die Anforderungen von DIN 4108-3" hinsichtlich der Be- und Entliiftungséffnungen sowie
des Luftungsquerschnitts oberhalb der Warmedammschicht sind zu beachten.

Anforderungen an die konstruktive Ausfuihrung

Beim losen Einbau auf geneigten oder gewdlbten Flachen ist durch geeignete Malihahmen
ein Abrutschen des Warmedammstoffes zu verhindern.

Bei der Anwendung als raumausfullender Warmedammstoff in geschlossenen Hohlraumen
ist durch geeignete Mal3nahmen sicherzustellen (z. B. Uberpriifung durch Kontrollbohrun-
gen), dass der Hohlraum vollstdndig mit dem Warmedammstoff ausgefillt wird.

Eine nachtragliche Verfillung ist bei Bedarf vorzusehen.

Anforderungen an das ausfilhrende Unternehmen

Der Warmedammstoff darf nur von Unternehmen verarbeitet werden, die Uber ausreichende
Erfahrungen mit der Verarbeitung des Materials verfigen. Der Antragsteller hat daher die
ausfithrenden Unternehmen zu schulen.

Der Antragsteller hat eine Liste der ausflhrenden Unternehmen zu fuhren, die dem Deut-
schen Institut fur Bautechnik und der Uberwachungsstelle unaufgefordert in der jeweils
neuesten Fassung vorzulegen ist.

Bei der Verarbeitung des Warmedammstoffes sind die geltenden Arbeitsschutzvorschriften
zu beachten.

DIN EN 13501-1:2010-01 Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brandverhalten; Teil 1:
Klassifizierung mit den Ergebnissen aus den Prifungen zum Brandverhalten von
Bauprodukten; Deutsche Fassung EN 13501-1:2007+A1:2009

1.23.11-796
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Fur jede Anwendungsstelle hat das ausfihrende Unternehmen eine Bescheinigung auszu-
stellen, die unter Bezug auf diese allgemeine bauaufsichtliche Zulassung folgende Angaben
enthalten muss:

lose Mineralwolle "Pure Floc" als Warmedammstoff nach allgemeiner bauaufsichtlicher
Zulassung Nr. Z-23.11-2049

ausfihrendes Unternehmen

Bauvorhaben und Bauteil

Datum der durchgefiihrten Einbauarbeiten
Verarbeitungsverfahren

Einbaudicke

Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit
Nichtbrennbar

Die Bescheinigung ist dem Bauherrn auszuhéandigen und von diesem zu den Bauakten
einzureichen.

Frank Ifflander Beglaubigt
Referatsleiter

Z743604.16

1.23.11-796



elektronische kopie der abz des dibt: z-23.11-2049

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Deutsches
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Prifverfahren

Die fur die nachfolgend genannten Prifungen erforderlichen Probekérper sind aus maschinell verar-
beitetem Material herzustellen.

Al Bestimmung der Einbaudicke

Die Einbaudicke ebener, horizontaler und ohne Abdeckung eingebauter Dammschichten
wird mit einer ebenen Prifplatte (Abmessungen: 200 mm x 200 mm, Gewicht 200 + 5 @)
gepruft (Prufdruck: 20 N/m2 oder 50 N/m?). Die Prufplatte wird vorsichtig auf die
Dammschicht aufgesetzt und die Hohe mittels einer zentrisch, durch die Prufplatte gefihrten
Nadel ermittelt. Als Dicke ist der Mittelwert aus mindestens 10 Einzelwerten anzugeben, die
- Uber die Flache verteilt - an verschiedenen Stellen zu ermitteln sind.

A2 Bestimmung der Rohdichte
A2.1 Bestimmung der Rohdichte bei freiliegender Verarbeitung (nach Abschnitt 1.2, Abs. a)

Zur Bestimmung der Rohdichte einer frei eingebauten Dammschicht wird der Dammstoff in
einen formstabilen Behalter mit den lichten MalRen 1,00 mx 1,00 mx 0,25 m
(Lange x Breite x Hohe; Volumen = 0,25 m3) trocken eingeblasen. Die Oberflache ist biindig
mit der Oberkante des Behalters abzugleichen.

Der Inhalt des Behalters wird auf 100 g genau gewogen. Aus der Masse und dem Volumen
(0,25 m3) wird die Rohdichte (kg/m3) berechnet. Die Einzelergebnisse von 3 Versuchen und
der Mittelwert sind anzugeben.

A2.2 Bestimmung der Rohdichte bei Verarbeitung in Hohlrdumen (nach Abschnitt 1.2, Abs. b
und c)

Zur Bestimmung der Rohdichte einer unter rdumlicher Begrenzung eingebauten D&mm-
schicht ist der Dammstoff in einen allseits geschlossenen Behélter aus Lochblech
(ca.3,2mm Lochung) mit den lichten MaRen von 0,55mx0,55mx0,33m
(Volumen = 0,10 m3) durch eine Offnung einzufiillen. Nach Wagung des gefiillten Behélters
und nach Abzug des Behéaltergewichtes ist aus dem Gewicht des Dammstoffs und dem
Messvolumen durch Quotientenbildung die Schittdichte zu bestimmen.

Der Inhalt des Behélters wird auf 100 g genau gewogen und die Rohdichte ist aus der ermit-
telten Masse und dem Volumen (0,10 m3) zu berechnen. Die Einzelergebnisse von
3 Versuchen und der Mittelwert sind anzugeben.

A3 Bestimmung des Setzmalies
A3.1 Bestimmung des Setzmal3es unter Erschitterungen
Der Dammstoff wird in einen oben offenen Behalter (Bauart gemaR Abschnitt A2.2, jedoch

ohne Deckel) trocken eingeblasen. Die Oberflache ist bundig mit der Oberkante des
Behélters abzugleichen.

Anschliel3end wird der Behélter auf eine Vorrichtung zur SetzmafRbestimmung montiert. Die
Anlage besteht aus einer Aufnahmeplatte, die durch einen Exzenter angeregt wird. Der
Exzenter ist so eingestellt, dass der Behdlter gleichmafllig um 50 mm angehoben und
anschlieBend im freien Fall auf harte Kunststofflager aufschlagt.

Dieser Vorgang wird 20-mal wiederholt. Die Fullhdhe des Behdlters wird jeweils vor und
nach 3 Versuchen in der Mitte des Behélters in Anlehnung an Abschnitt A1 bestimmt.
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Das relative Setzmalf3 wird folgendermaflen bestimmt:

Relatives Setzmal3 = (D, — D,)/D,-100 %

D, Fullhdéhe in m vor den Erschitterungsversuchen

D, Fullhdéhe in m nach den Erschiitterungsversuchen

Die Rohdichten sind bezogen auf die Behélterhéhe und auf die Dicke D, anzugeben.

Bestimmung des Setzmal3es unter verschéarften Klimabedingungen

Der Dammstoff wird in einen oben offenen Behalter (Bauart gemafR Abschnitt A2.2, jedoch
ohne Deckel) trocken eingeblasen. Die Oberflache ist bindig mit der Oberkante des
Behélters abzugleichen.

Die Rohdichte des eingeblasenen Materials, die fir Bereich 1 = 25 kg/m?3 und fr Bereich 2 =
40 kg/m3 nicht Uberschreiten soll, ist zu bestimmen. Die Probe wird danach vorsichtig in eine
auf 40 °C und 90 % relative Feuchte eingestellte Klimakammer gestellt und dort 7 Tage
belassen. Die Fullhdhe wird vor und nach dem Versuch in der Mitte des Behdlters in
Anlehnung an Abschnitt A1 bestimmt und ist auf ganze Millimeter gerundet anzugeben.

Bestimmung des Setzmalf3es im Hohlraum

Fir den Nachweis des Setzungsverhaltens des Dammstoffs wird eine
Holzstdnderkonstruktion als Modellwand verwendet. Die Malie des Hohlraums der
Modellwand betragen mindestens 1,0 m x 0,625 m x 0,16 m (HOhe x Breite x Tiefe). Die
Dicke des Standerwerkes muss 40 mm betragen, die Holzbeplankung darf 20 mm nicht
unterschreiten. Zur Sichtkontrolle kann eine der beiden Beplankungsflachen aus 6 mm
dickem Sicherheitsglas hergestellt werden.

Unter die federnd aufzustellende Modellwand wird ein Pendelrittlermotor installiert. Die
Unwuchtgewichte dieses Pendelrittlermotors werden so eingestellt, dass der Spitzenwert
der Beschleunigung in Wandrichtung mindestens 15 m/s2 betragt. Die Drehzahl des Motors
muss ca. 2800 1/min betragen, um die Anregungsfrequenz von etwa 45-50 Hz zu erhalten.

Der Dammstoff ist maschinell in den Modellwandhohlraum einzuftillen.

Anschlieend wird die Modellwand durch den Pendelrittlermotor fir 30 min. den Erschiitte-
rungen ausgesetzt. Nach Erschitterungsende werden das Setzmafd und die Rohdichte
(bezogen auf die Einflllhéhe und bezogen auf die gesetzte Hohe) ermittelt.

Der Versuch wird einmal durchgefuhrt.

Bestimmung der Warmeleitfahigkeit

Die Priifkdrper fir die Bestimmung der Warmeleitfahigkeit nach DIN EN 12667* des trocken
zu verarbeitenden Materials werden durch Einblasen des Dammstoffes in Probehalterungen
mit den lichten Innenmaf3en von 500 mm x 500 mm x 120 mm hergestellt. Zur Messung wird
die Dicke der Probe auf 100 mm vermindert. Auf das sich daraus ergebende Volumen ist
auch die anzugebende Rohdichte zu beziehen.

Bei der Probenherstellung bzw. bei der Prifung ist der unter Abschnitt 2.1.2 angegebene
Rohdichtebereich jeweils einzuhalten.

DIN EN 12667:2001-05 Warmetechnisches Verhalten von Baustoffen und Bauprodukten; Bestimmung des
Warmedurchlasswiderstandes nach dem Verfahren mit dem Plattengerat und dem
Warmestrommessplatten-Geréat; Produkte mit hohem und mittlerem Wé&rmedurch-
lasswiderstand; Deutsche Fassung EN 12667:2001
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