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ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit
des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

Sofern in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Anforderungen an die besondere
Sachkunde und Erfahrung der mit der Herstellung von Bauprodukten und Bauarten betrau-
ten Personen nach den 8§ 17 Abs. 5 Musterbauordnung entsprechenden Landerregelungen
gestellt werden, ist zu beachten, dass diese Sachkunde und Erfahrung auch durch gleich-
wertige Nachweise anderer Mitgliedstaaten der Europaischen Union belegt werden kann.
Dies gilt ggf. auch fur im Rahmen des Abkommens Uber den Europaischen Wirtschaftsraum
(EWR) oder anderer bilateraler Abkommen vorgelegte gleichwertige Nachweise.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die fir die Durchfiihrung von Bau-
vorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigun-
gen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbeson-
dere privater Schutzrechte, erteilt.

Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter gehen-
der Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen”, dem Verwender bzw. Anwender des
Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfl-
gung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung an
der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behdrden
Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfiigung zu stellen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollstéandig vervielfaltigt werden. Eine
auszugsweise Veroéffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fiir Bautech-
nik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dirfen der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung nicht widersprechen. Ubersetzungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulas-
sung miissen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fiir Bautechnik nicht geprifte Uber-
setzung der deutschen Originalfassung" enthalten.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung koénnen nachtraglich ergdnzt und geandert
werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.
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BESONDERE BESTIMMUNGEN
Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

Zulassungsgegenstand

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung gilt fur die Herstellung und Verwendung der Tritt-
schallddmmplatten "Silencium 10,5" und der trittschallddmmenden Trockenestrichelemente
"Silencium Gold 21".

Die Trittschalldammplatten und Trockenestrichelemente bestehen aus mit Quarzsand gefill-
ten Wellkartonplatten. Die Trittschallddmmplatten "Silencium 10,5" bestehen aus zwei
Schichten Wellkarton mit 1&ngs zur Platte ausgerichteten Wellen. Die Trockenestrichele-
mente "Silencium Gold 21" bestehen aus zwei vollflachig miteinander verklebten Platten
"Silencium 10,5". Durch die versetzte Anordnung der Einzelplatten weisen die Trocken-
estrichelemente "Silencium Gold 21" einen 50 mm breiten Stufenfalz auf.

Anwendungsbereich

"Silencium 10,5" und "Silencium Gold 21" dirfen fur die Verbesserung der Trittschalldam-
mung zur Erfiillung der Anforderungen nach DIN 4109" verwendet werden. Sie werden hier-
bei in geeigneten Konstruktionsaufbauten (siehe Abschnitt 4) angeordnet.

In den Konstruktionsaufbauten 1 und 2 nach Abschnitt 4 dirfen "Silencium 10,5" und "Silen-
cium Gold 21" fir Wohn- und Blroraume sowie fir Bereiche mit entsprechenden Nutzlasten
verwendet werden.

Im Konstruktionsaufbau 3 nach Abschnitt 4 dirfen die Trockenestrichelemente "Silencium
Gold 21" fir Raume mit Nutzlasten gemaR Kategorie A nach DIN EN 1991-1-1/NA?,
Tabelle 6.1DE verwendet werden.

Beziglich der Ausfuihrung ist Abschnitt 4 zu beachten.
Bestimmungen fir das Bauprodukt

Eigenschaften und Zusammensetzung
Allgemeines

"Silencium 10,5" und "Silencium Gold 21" mussen den nachfolgend genannten Anforderun-
gen entsprechen.

Beschaffenheit
"Silencium 10,5" und "Silencium Gold 21" mussen Uber die gesamte Lange und Breite von

gleichmafiiger Dicke und Dichte sein. Die Platten muissen gerade und parallele Kanten
haben.

Die Abweichung von der Rechtwinkligkeit, gepriift nach DIN EN 8243, darf maximal 1 mm/m
betragen.

Geometrische Eigenschaften

"Silencium 10,5" und "Silencium Gold 21" werden mit den folgenden Abmessungen flr
Nennldnge und Nennbreite hergestellt.

Nennléange: "Silencium 10,5" 1250 mm
"Silencium Gold 21": 1000 mm

DIN 4109:1989-11 Schallschutz im Hochbau; Anforderungen und Nachweise

DIN EN 1991-1-1/NA:2010-12 Nationaler Anhang — National festgelegte Parameter — Eurocode 1: Einwirkungen
auf Tragwerke — Teil 1-1: Allgemeine Einwirkungen auf Tragwerke — Wichten,
Eigengewicht und Nutzlasten im Hochbau

DIN EN 824:2013-05 Warmedammestoffe fur das Bauwesen; Bestimmung der Rechtwinkligkeit

1.23.21-126/16
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Nennbreite: "Silencium 10,5": 750 mm
"Silencium Gold 21": 500 mm

Lange und Breite werden nach DIN EN 822* ermittelt. Die Grenzabweichung fir die Lange
und Breite darf maximal = 3 mm betragen.
Die Dicken d, und dg werden nach DIN EN 12431° ermittelt. Die Nenndicke d, der Trittschall-
dammplatten "Silencium 10,5" betragt 10,5 mm. Die Nenndicke d_ der Trockenestrichele-
mente "Silencium Gold 21" betrégt 21 mm.

Die Zusammendriickbarkeitc (d. — dg) darf maximal 1,0 mm betragen. Die Grenzab-
weichung fur die Dicke darf fiir jeden Einzelwert maximal +2 mm / -1 mm betragen.

2.1.4 Rohdichte und flachenbezogene Masse
"Silencium 10,5" und "Silencium Gold 21" missen, bezogen auf die Dicke d., eine Rohdichte
bei Prifung nach DIN EN 1602° von mindestens 1330 kg/m*® und maximal 1480 kg/m*
haben. Die flachenbezogene Masse der Trockenestrichelemente "Silencium Gold 21" ergibt
sich dementsprechend zu mindestens 28 kg/m2 und maximal 31 kg/mz, die flachenbezogene
Masse der Trittschalldémmplatten "Silencium 10,5" zu mindestens 14 kg/m2 und maximal
15,5 kg/mz.

2.15 Biegefestigkeit (Biegebruchlast)

Die Biegebruchlast der Trockenestrichelemente "Silencium Gold 21" in Plattenlangs- und -
querrichtung, gepriift in Anlehnung an DIN EN 5207, muss mindestens 800 N betragen.

2.1.6 Trittschallminderung auf Massivdecken

"Silencium 10,5" und "Silencium Gold 21" missen bei einem Konstruktionsaufbau nach
Abschnitt4 bei Prifung nach DIN ENISO 10140-1-5° und  Auswertung nach
DIN EN ISO 717-2° mindestens die in Tabelle 1 aufgefiinrten Werte der bewerteten Tritt-
schallminderung AL,, erbringen.

Tabelle 1:  Mindestwerte der Trittschallminderung AL,,

bewertete Trittschallminderung AL,,

"Silencium Gold 21" bei Konstruktionsaufbau 1
nach Abschnitt 4

"Silencium Gold 21" + "Silencium 10,5" bei
Konstruktionsaufbau 2 nach Abschnitt 4

28dB

30dB

2.1.7 Trittschallddmmung bei Verwendung auf Holzbalkendecken

Die Decke (tragende Decke + FuRbodenaufbau) darf bei Verwendung von "Silen-
cium Gold 21" in einem Konstruktionsaufbau nach Abschnitt4 bei Prifung nach
DIN EN ISO 10140% und Auswertung nach DIN EN ISO 717-2° héchstens den in Tabelle 2
fur den bewerteten Norm-Trittschallpegel L,,,, aufgefiihrten Wert erbringen.

4 DIN EN 822:2013-05 Warmedammestoffe fur das Bauwesen; Bestimmung der Lange und Breite

> DIN EN 12431:2013-05 Warmedammstoffe fir das Bauwesen; Bestimmung der Dicke von
Dammstoffen unter schwimmendem Estrich

6 DIN EN 1602:2013-05 Warmedammestoffe fir das Bauwesen; Bestimmung der Rohdichte

! DIN EN 520:2009-12 Gipsplatten — Begriffe, Anforderungen und Prufverfahren

8 DIN EN ISO 10140-1-5 Akustik - Messung der Schalldammung von Bauteilen im Prufstand — Teile 1 bis
5 (wie zutreffend); Deutsche Fassungen EN ISO 10140-1:2010, einschlieflich
Anderungen

o DIN EN ISO 717-2:2013-06 Akustik; Bewertung der Schallddmmung in Gebauden und von Bauteilen; Teil 2:

Trittschalldammung

Z76460.16 1.23.21-126/16
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Tabelle 2:  Hochstwert des bewerteten Norm-Trittschallpegels Ly,

bewerteter Norm-Trittschallpegel L,

"Silencium Gold 21" bei Konstruktionsaufbau 3

nach Abschnitt 4 48 dB

Luftschallddmmung bei Verwendung auf Holzbalkendecken

Das bewertete Schallddmm-MaRR R,, der Decke (tragende Decke + Ful3bodenaufbau) bei
Verwendung von "Silencium Gold 21" in einem Konstruktionsaufbau nach Abschnitt 4 muss
bei Priifung nach DIN ENISO 10140° und Auswertung nach DIN EN ISO 717-1%°
mindestens den in Tabelle 3 aufgeflihrten Wert erbringen.

Tabelle 3: Mindestwert des bewerteten Schalldamm-Males Ry,

bewertete Schalldamm-Mal3 Ry,

"Silencium Gold 21" bei Konstruktionsaufbau 3

nach Abschnitt 4 68 dB

Brandverhalten

"Silencium 10,5" und "Silencium Gold 21" miissen, gepriift nach DIN EN I1SO 11925-2", die
Anforderungen an normalentflammbare Baustoffe (Klasse E nach DIN EN 13501-1") erfiil-
len.

Zusammensetzung

Die beim Deutschen Institut fur Bautechnik hinterlegte Zusammensetzung ist einzuhalten.
Anderungen diurfen nur mit Zustimmung des Deutschen Instituts fir Bautechnik erfolgen.

Herstellung, Bezeichnung und Kennzeichnung
Herstellung

Bei der Herstellung von "Silencium 10,5" und "Silencium Gold 21" sind die Bestimmungen in
Abschnitt 2.1 einzuhalten.

Bezeichnung

"Silencium 10,5" und "Silencium Gold 21" sind wie folgt zu bezeichnen:
Silencium Gold 21 — 7-23.21-2061 - E - 21.0-1.0

Silencium 10,5 — Z-23.21-2061 - E - 10.5-1.0

Kennzeichnung

Das Bauprodukt, die Verpackung des Bauprodukts oder der Beipackzettel des Bauprodukts
mussen vom Hersteller mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) nach den Uberein-
stimmungszeichen-Verordnungen der Lander gekennzeichnet werden. Die Kennzeichnung
darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 2.3 erfullt sind. Zusétzlich sind
"Silencium 10,5" und "Silencium Gold 21" auf ihrer Verpackung, ggf. auch auf dem Erzeug-
nis selbst, in deutlicher Schrift wie folgt zu kennzeichnen:

— Silencium Gold 21" bzw. "Silencium 10,5" fur die Anwendung zur Trittschallddmmung
nach allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Nr. Z-23.21-2061

— normalentflammbar (Klasse E nach DIN EN 13501-1)

DIN EN ISO 717-1:2013-06 Akustik; Bewertung der Schallddmmung in Gebauden und von Bauteilen; Teil 1:
Luftschallddmmung

DIN EN ISO 11925-2:2011-02 Prufungen zum Brandverhalten von Bauprodukten; Teil 2: Entziindbarkeit bei
direkter Flammeneinwirkung

DIN EN 13501-1:2010-01 Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brandverhalten; Teil 1:
Klassifizierung mit den Ergebnissen aus den Prifungen zum Brandverhalten von
Bauprodukten

1.23.21-126/16
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— Nenndicke d,, Zusammendriickbarkeit ¢, Nennldnge und Nennbreite
— Schallfresser GmbH, 22399 Hamburg
— Herstellwerk™ und Herstelldatum*®

Ubereinstimmungsnachweis
Allgemeines

Die Bestatigung der Ubereinstimmung des Bauproduktes mit den Bestimmungen dieser
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss firr jedes Herstellwerk mit einem Uberein-
stimmungszertifikat auf der Grundlage einer werkseigenen Produktionskontrolle und einer
regelmaRigen Fremdiberwachung einschliellich einer Erstprifung des Bauprodukts nach
Mafgabe der folgenden Bestimmungen erfolgen.

Fur die Erteilung des Ubereinstimmungszertifikats und die Fremdiiberwachung hat der Her-
steller des Bauprodukts eine hierfir anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierfur aner-
kannte Uberwachungsstelle einzuschalten. Die Erklarung, dass ein Ubereinstimmungszertifi-
kat erteilt ist, hat der Hersteller durch Kennzeichnung der Bauprodukte mit dem Uberein-
stimmungszeichen (U-Zeichen) unter Hinweis auf den Verwendungszweck abzugeben.

Dem Deutschen Institut far Bautechnik ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des von ihr
erteilten Ubereinstimmungszertifikats zur Kenntnis zu geben.

Werkseigene Produktionskontrolle

In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durchzu-
fuhren. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzunehmende
kontinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicherstellt, dass die
von ihm hergestellten Bauprodukte den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung entsprechen. Die werkseigene Produktionskontrolle soll mindestens die in
Tabelle 4 aufgefiihrten MaRnahmen einschliel3en.

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und auszu-
werten. Die Aufzeichnungen missen mindestens folgende Angaben enthalten:

— Bezeichnung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials und der Bestandteile
— Art der Kontrolle oder Prifung

— Datum der Herstellung und der Prifung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials
oder der Bestandteile

— Ergebnis der Kontrollen und Prufungen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den Anfor-
derungen

— Unterschrift des fir die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen

Die Aufzeichnungen sind mindestens funf Jahre aufzubewahren und der fir die Fremduber-
wachung eingeschalteten Uberwachungsstelle vorzulegen. Sie sind dem Deutschen Institut
fur Bautechnik und der zustdndigen obersten Bauaufsichtsbehdrde auf Verlangen vorzu-
legen.

Bei ungentgendem Prifergebnis sind vom Hersteller unverziglich die erforderlichen Malf3-
nahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Bauprodukte, die den Anforderungen nicht
entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit Ubereinstimmenden ausge-
schlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist — soweit technisch mdglich und zum
Nachweis der Mangelbeseitigung erforderlich — die betreffende Prufung unverziglich zu
wiederholen.

Das Herstellwerk und das Herstelldatum dirfen auch verschlusselt angegeben werden.

1.23.21-126/16
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Tabelle 4:  Umfang der werkseigenen Produktionskontrolle

Eigenschaft Prufung nach Abschnitt Mindesthaufigkeit
Beschaffenheit 212

Geometrische Eigenschaften 2.1.3

Rohdichte / flichenbezogene 2.1.4 1 x taglich
Masse

Kennzeichnung 2.2.3

Biegefestigkeit 2.15 . )

1 x wochentlich

Brandverhalten 219
Fremdiberwachung

In jedem Herstellwerk ist die werkseigene Produktionskontrolle durch eine Fremdiber-
wachung regelméaRig zu Uberprifen, mindestens jedoch zweimal jahrlich. Im Rahmen der
Fremdiberwachung ist eine Erstprifung des Bauprodukts durchzufiihren, sind Proben nach
dem in Tabelle 5 festgelegten Priifplan zu entnehmen und zu prifen und kdnnen auch
Proben fir Stichprobenprifungen enthommen werden. Die Probenahme und Prifungen
obliegen jeweils der anerkannten Uberwachungsstelle.

Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremduberwachung sind mindestens funf Jahre aufzu-
bewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Uberwachungsstelle dem Deut-
schen Institut fir Bautechnik und auf Verlangen der zustandigen obersten Bauaufsichts-
behorde vorzulegen.

Tabelle 5:  Umfang der Fremdiberwachung

Eigenschaft Prifung nach Abschnitt Mindesthaufigkeit
Beschaffenheit 2.1.2

Geometrische Eigenschaften 2.1.3

Rohdichte / flachenbezogene 2.1.4

Masse

Biegefestigkeit 2.15 2 x jahrlich
Brandverhalten 2.1.9

Kennzeichnung 223

Trittschallminderung* 2.16 1 x jahrlich
Norm-Trittschallpegel 2.1.7 1 x jahrlich
Luftschalldammung 2.1.8 1 x jahrlich
* Die Priifung ist alternierend an den in Abschnitt 4 aufgefiinrten Konstruktionsaufbauten durchzufiihren.

Bestimmungen fur Entwurf und Bemessung

Entwurf
Anwendung auf Massivdecken

"Silencium 10,5" und "Silencium Gold 21" kdnnen dort eingesetzt werden, wo das Trittschall-
verbesserungsmal AL, (siehe Abschnitt 3.2.1) der Deckenauflage in Verbindung mit einem
geeigneten aquivalenten bewerteten Norm-Trittschallpegel L, cqr €iner Massivdecke nach
Tabelle 11 des Beiblatts 1 zu DIN 4109" die Anforderungen der DIN 4109" erfiillt.

Beiblatt 1 zu DIN 4109:1989-11 Schallschutz im Hochbau; Anforderungen und Nachweise

1.23.21-126/16
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Der bewertete Norm-Trittschallpegel L', r der Massivdecke einschlie3lich Deckenauflage ist
nach Beiblatt 1 zu DIN 4109, Abschnitt 4, zu ermitteln.

Anwendung auf Holzbalkendecken

Die Trockenestrichelemente "Silencium Gold 21" kénnen unter Bericksichtigung der
Abschnitte 3.2.2 und 3.2.3 dort eingesetzt werden, wo die Decke (tragende Decke + Ful3-
bodenaufbau unter Verwendung von "Silencium Gold 21") die Anforderungen der DIN 4109*
erfullt.

Bemessung
Nachstehende Angaben fir die bauphysikalischen Nachweise sind zu beriicksichtigen.
Trittschallverbesserungsmalf auf Massivdecken

Der Nachweis des Schallschutzes nach DIN 4109" ist bei Anwendung von "Silencium 10,5"
und "Silencium Gold 21" unter Berticksichtigung des Konstruktionsaufbaus nach Abschnitt 4
mit den in Tabelle 6 aufgefiihrten Rechenwerten des Trittschallverbesserungsmalfles zu fih-
ren.

Tabelle 6: Rechenwerte des Trittschallverbesserungsmafies AL, r

bewertete Trittschallminderung AL, r

"Silencium Gold 21" bei einem Konstruktions-

aufbau 1 nach Abschnitt 4 26 dB

"Silencium Gold 21" + "Silencium 10,5" bei

Konstruktionsaufbau 2 nach Abschnitt 4 28.dB

Die TrittschallverbesserungsmalRe gemafl Tabelle 6 gelten nicht bei Verwendung von
"Silencium 10,5" und "Silencium Gold 21" als zusatzliche Dammung oberhalb eines
schwimmenden Estrichs oder Unterbodens.

Trittschalldammung bei Verwendung auf Holzbalkendecken
Hinsichtlich der Anforderungen an die Trittschalldammung gilt DIN 4109".

Der Nachweis des Schallschutzes nach DIN 4109" ist bei Verwendung von "Silen-
cium Gold 21" unter Berucksichtigung des Konstruktionsaufbaus nach Abschnitt 4 mit dem in
Tabelle 7 aufgefihrten Rechenwert des bewerteten Norm-Trittschallpegels zu fuhren.

Tabelle 7:  Rechenwert des bewerteten Norm-Trittschallpegels L', r

bewerteter Norm-Trittschallpegel L', r

"Silencium Gold 21" bei bei massiven flankierenden Wanden® 51 dB
Konstruktionsaufbau 3 nach L ) N 16
Abschnitt 4 bei leichten flankierenden Wanden 54 dB

Luftschallddammung bei Verwendung auf Holzbalkendecken
Hinsichtlich der Anforderungen an die Luftschalldammung gilt DIN 4109".

Der Nachweis des Schallschutzes ist bei Verwendung von "Silencium Gold 21" unter
Berucksichtigung des jeweiligen Konstruktionsaufbaus nach Abschnitt 4 gemaf Beiblatt 1 zu
DIN 4109* mit dem in Tabelle 8 aufgefiihrten Rechenwert des bewerteten Schalldamm-
MaRes zu fuhren.

Massive flankierende Wande aus homogenem Mauerwerk mit einer mittleren flachenbezogenen Masse von
300 kg/m?

Leichte flankierende Wande in Holzstanderbauweise mit einer Beplankung aus Holzwerkstoffplatten (Dicke 13 bis
22 mm, Rohdichte = 650 kg/m?3)

1.23.21-126/16
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Tabelle 8: Rechenwert des bewerteten Schalldamm-Mafes

bewertetes Schalldamm-Maf3

"Silencium Gold 21" bei Konstruktionsaufbau R'wr = 57 dBY

3 nach Abschnitt 4 Rwr = 64 dB

Brandverhalten

"Silencium 10,5" und "Silencium Gold 21" sind normalentflammbar (Klasse E nach
DIN EN 13501-1).

Bestimmungen fiur die Ausfihrung

"Silencium 10,5" bzw. "Silencium Gold 21" werden vollflachig lose auf der zu dammenden
Decke verlegt. Die Oberflache der Rohdecke muss ausreichend eben sein. Erforderlichen-
falls sind Unebenheiten auszugleichen.

"Silencium 10,5" und "Silencium Gold 21" sind dicht gestoRen und versetzt zu verlegen.
Kreuzstdl3e sind zu vermeiden. Im Bereich der Plattenst6Re durfen keine Lucken auftreten.
Schnittkanten sind mit geeignetem Klebeband abzukleben. Die Trockenestrichelemente
"Silencium Gold 21" sind im Bereich der Stufenfalze kraftschllissig miteinander mit geeig-
netem Kleber zu verkleben.

"Silencium 10,5" und "Silencium Gold 21" sind nur in vor Feuchtigkeit geschitzten Konstruk-
tionen anzuwenden.

Im Randbereich sind an aufgehenden Wanden geeignete Randdammstreifen vorzusehen,
so dass keine Schallbriicken entstehen kénnen.

Folgender Konstruktionsaufbau (von unten nach oben) ist grundsétzlich einzuhalten:
Konstruktionsaufbau 1
— Massivdecke (siehe Abschnitt 3.1)

— 2 x Filzvlies-Bahn, ca. 4 mm dick, Flachengewicht (500 + 50) g/mz, lose vollflachig mit
versetzten StéRen kreuzweise verlegt, stumpf gestol3en

— Holzfaserdammplatte DIN EN 13171 — T7-SD 50— CP 2, Dicke: 20 mm, Anwen-
dungsgebiet DES nach DIN 4108-10"°

— "Silencium Gold 21" - einlagig

— Geeigneter Oberbelag (Fertigparkett, Laminat), fachgerecht verlegt oder
Konstruktionsaufbau 2

— Massivdecke (siehe Abschnitt 3.1)

— 2 x Filzvlies-Bahn, ca. 4 mm dick, Flachengewicht (500 + 50) g/m? lose vollflachig mit
versetzten StolRen kreuzweise verlegt, stumpf gestolRen

- Holzfaserdammplatte DIN EN 13171 — T7-SD 50 - CP 2, Dicke: 20 mm, Anwen-
dungsgebiet DES nach DIN 4108-10"

— "Silencium 10,5", einlagig lose verlegt
— "Silencium Gold 21" — einlagig

— Geeigneter Oberbelag (Fertigparkett, Laminat), fachgerecht verlegt oder

Bei massiven flankierenden Wéanden aus homogenem Mauerwerk mit einer mittleren flachenbezogenen Masse von
300 kg/m?

DIN EN 13171:2015-04 Warmedammestoffe fir Gebdude — Werkmafig hergestellte Produkte aus Holzfasern
(WF) — Spezifikation

DIN 4108-10:2015-12 Warmeschutz und Energieeinsparung in Gebauden — Teil 10: Anwendungs-
bezogene Anforderungen an Warmedammstoffe — WerkméaRig hergestellte Warme-
dammestoffe

1.23.21-126/16
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Konstruktionsaufbau 3

Holzbalkendecke (siehe Anlage 1)

2 x Filzvlies-Bahn, ca. 4 mm dick, Flachengewicht (500 = 50) g/m?, lose vollflachig mit
versetzten StéRen kreuzweise verlegt, stumpf gestof3en

40 mm Schuttung aus Naturbims gemafl allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung
Nr. Z-23.11-1186%

Holzfaserdammplatte DIN EN 13171'® — T7 —SD 50— CP 2, Dicke: 30 mm, Anwen-
dungsgebiet DES nach DIN 4108-10"

Holzfaserdammplatte DIN EN 13171'°, Dicke: 15 mm, Anwendungsgebiet DEO (ds) nach
DIN 4108-10*

"Silencium Gold 21" - einlagig
Geeigneter Oberbelag (Fertigparkett, Laminat), fachgerecht verlegt

Die fachgerechte Ausflhrung der vorgenannten Konstruktionsaufbauten und die Auswahl
der in Kombination mit "Silencium 10,5" und "Silencium Gold 21" verwendeten geeigneten
Materialien ist nicht Gegenstand der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung.

Prof. Gunter Hoppe Beglaubigt
Abteilungsleiter

Z76460.16

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z-23.11-1186 vom 07.03.2016
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Aufbau Holzbalkendecke bei Konstruktionsaufbau 3

1
2
3
4
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 5
1 Holzspanplatte, Dicke = 22 mm, Rohdichte = 660 kg/m?®
2 Holzbalken B/H =120 mm /180 mm. Abstand 625 mm
3 Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke = 100 mm, Strémungswiderstand = 5 kPa s/m?
4 Holzdeckenleisten 24 x 48 mm. Abstand 625 mm
5 Gipskartonplatten, Dicke = 12,5 mm, Rohdichte = 800 kg/m?®
Wellkartonplatten mit Quarzsandfullung Trockenestrichelement "Silencium Gold 21" und
Trittschalldammplatte "Silencium 10,5" zur Trittschallddmmung
Anlage 1

Z76601.16
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