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ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit
des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

Sofern in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Anforderungen an die besondere
Sachkunde und Erfahrung der mit der Herstellung von Bauprodukten und Bauarten
betrauten Personen nach den 8§17 Abs.5 Musterbauordnung entsprechenden
Landerregelungen gestellt werden, ist zu beachten, dass diese Sachkunde und Erfahrung
auch durch gleichwertige Nachweise anderer Mitgliedstaaten der Europaischen Union belegt
werden kann. Dies gilt ggf. auch fur im Rahmen des Abkommens Uber den Européischen
Wirtschaftsraum (EWR) oder anderer bilateraler Abkommen vorgelegte gleichwertige
Nachweise.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die fir die Durchfiihrung von
Bauvorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und
Bescheinigungen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter,
insbesondere privater Schutzrechte, erteilt.

Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter
gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen”, dem Verwender bzw. Anwender
des Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur
Verfigung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauaufsichtliche
Zulassung an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten
Behdorden Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfligung zu stellen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollstéandig vervielfaltigt werden. Eine
auszugsweise Vertffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fir
Bautechnik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dirfen der allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung nicht widersprechen. Ubersetzungen der allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung mussen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fiir Bautechnik
nicht geprufte Ubersetzung der deutschen Originalfassung" enthalten.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung koénnen nachtraglich erganzt und gedndert
werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.
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BESONDERE BESTIMMUNGEN
Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

Zulassungsgegenstand

Gegenstand dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung sind die Verbundpféhle
System Stump mit Traggliedern aus Betonstabstahl mit Gewinderippen B500B oder
Betonstabstahl B500B nach DIN 488-2", mit Nenndurchmessern von 20 bis 50 mm.

Hierbei handelt es sich um Mikropfahle (Verbundpféahle), fur die die Festlegungen der
DIN EN 14199? in Verbindung mit DIN SPEC 18539° zu beachten sind, soweit im Folgenden
nichts anderes bestimmt ist.

Anwendungsbereich

Die Mikropfahle durfen als Zug- oder Druckpféahle fur dauernden und fir voriibergehenden
Einsatz (< 2 Jahre) in Gebrauch genommen werden.

Die Pfahle sollen planmaRig nur durch axiale Belastungen beansprucht werden.

Ein Sachverstandiger fur Geotechnik ist einzuschalten, wenn der Boden Bestandteile
enthalt, die bei einem eventuellen Eindringen in den Verpresskérper den Korrosionsschutz
beeintrachtigen kdnnen (z. B. Stoffe organischen Ursprungs).

Die Pfahle durfen nicht eingebaut werden, wenn der Baugrund Grundwasser oder
Sickerwasser aus Halden und/oder Aufschittungen enthdlt, das eine hohe
Korrosionswahrscheinlichkeit fir Mulden- und Lochkorrosion von Stahl nach DIN 50929-3*,
Tabelle 7, mit W, < -8 erwarten lasst, es sei denn, das Stahltragglied wird auf ganzer Lange
durch ein geripptes Kunststoffrohr geschutzt.

Bestimmungen fur das Bauprodukt

Eigenschaften und Zusammensetzung
Allgemeines

Die Pfahle sind entsprechend den Anlagen la und 1b aus einem durchgehenden
Stahltragglied, das aus einem Stab (siehe Abschnitt 2.1.2) besteht, herzustellen und auf
ganzer Lange gleichmé&Rig mit Zementstein zu umgeben.

Stahltragglied
Stahlgute und Abmessungen

Das Stahltragglied muss auf ganzer Lange aus Betonstabstahl mit gerippter Oberflache und
folgender Gute bestehen:

— Betonstabstahl B500B mit Gewinderippen @ 20 mm, @ 25 mm, @& 28 mm, & 32 mm,
@ 40 mm, @ 50 mm gemal allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen, fir & 20 mm
bis @ 32 mm Nr. Z-1.1-58 und Nr. Z-1.1-167, fur & 40 mm und & 50 mm Nr. Z-1.1-58
und Nr. Z-1.1-59, oder

— Betonstabstahl B500B nach DIN 488-2* @ 20 mm, @ 25 mm, & 28 mm.

DIN 488-2:2009-08 Betonstahl — Betonstabstahl

DIN EN 14199:2012-01 Ausflihrung von besonderen geotechnischen Arbeiten (Spezialtiefbau) - Pfahle mit
kleinen Durchmessern (Mikropfahle); Deutsche Fassung EN 14199:2005

DIN SPEC 18539:2012-02 Erganzende Festlegungen zu DIN EN 14199:2012-01, Ausfuhrung von besonderen
geotechnischen Arbeiten (Spezialtiefbau) - Pfahle mit kleinen Durchmessern
(Mikropfahle)

DIN 50929-3:1985-09 Korrosion der Metalle; Korrosionswahrscheinlichkeit metallischer Werkstoffe bei
aulerer Korrosionsbelastung; Rohrleitungen und Bauteile in Béden und Wassern
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StofRausbildung

Die Betonstabstahle mit Gewinderippen dirfen durch Muffen entsprechend den allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassungen fur geschraubte Muffenverbindungen und Verankerungen flr
Betonstabstahle mit Gewinderippen B500B, fur & 20 mm bis & 32 mm Nr. Z-1.5-76 und
Nr. Z-1.5-174, fur @40 mm und & 50 mm Nr. Z-1.5-149 und Nr. Z-1.5-174, gestol3en
werden (siehe Anlagen 2a, 2b und 3).

Eine Kombination von Muffen bzw. Verankerungsteilen der genannten allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassungen ist nicht zulassig. Um Verwechslungen zu vermeiden, sind je
Baustelle nur Verankerungs- und Verbindungsmittel ein und derselben allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung, fur & 20 mm bis & 32 mm Nr. Z-1.5-76 oder Nr. Z-1.5-174, fir
& 40 mm und & 50 mm Nr. Z-1.5-149 oder Nr. Z-1.5-174, zu verwenden.

Die Muffen sind bei Zug durch Muttern zu kontern.

Wird die Muffe bei Druckpfahlen nicht durch Muttern gesichert, so ist sie entweder mit dem
Tragglied zu verkleben oder durch Stifte gegen Herausdrehen zu sichern.

Auf die Kontermuttern kann bei nicht dynamischen Einwirkungen verzichtet werden, wenn
entsprechend den Anlagen 2a und 2b ein Schrumpfschlauch angeordnet wird.

Bei Traggliedern, die in Kunststoffripprohren eingebettet sind (siehe Abschnitt 2.1.3), ist die
Koppelstelle durch einen Schrumpfschlauch entsprechend den Anlagen2b und 3 zu
schitzen. Der Hohlraum zwischen Mértelsdule und MuffenstoR ist an beiden Seiten des
StoRes vor dem Aufbringen des Schrumpfschlauches mit einem Kunststoffdichtband
"Densoplast Petrolatumb&nder” nach DIN 30672° vollstandig auszufiillen. Das Petrolatum ist
durch Erwdrmung anzuschmelzen. Die Schrumpfschlduche miissen im geschrumpften
Zustand eine Mindestwanddicke von 1,5 mm aufweisen. Die Schrumpfschlauche sind durch
HeiBluft, Infrarotbestrahlung oder durch die weiche Flamme eines Gasbrenners
aufzuschrumpfen. Der Abstand der Stol3stellen in Langsrichtung eines Betonstabstahles mit
Gewinderippen muss > 1 m betragen.

Unabhangig von den obigen Festlegungen in diesem Abschnitt ist bei Beanspruchungen mit
wechselndem  Vorzeichen und bei dynamischen Einwirkungen entsprechend
DIN EN 1991-1-1°, Abschnitt 2.2, stets eine Konterung mit Muttern erforderlich (siehe
Anlagen 2a, 2b und 3).

Pfahlanschlu3 im Fundamentkdrper

Die Krafteinleitung eines Stahltraggliedes aus Betonstabstahl BS00B nach DIN 488-2" in den
Fundamentkdrper muss stets tber Verbund erfolgen.

Ein Stahltragglied aus Betonstabstahl B500B mit Gewinderippen kann entweder durch
Verankerungen entsprechend den allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen flr
geschraubte Muffenverbindungen und Verankerungen fir Betonstabstahl mit Gewinderippen
B500B, fur & 20 mm bis & 32mm Nr. Z-1.5-76 und Nr. Z-1.5-174, fur <& 40 mm und
@50 mm Nr. Z-1.5-149 und Nr. Z-1.5-174 (siehe Anlage 5, Typ A.b und B.b), durch
Ankerteile (siehe Anlagen 6a und 6b, Typ A.c und B.c) oder entsprechend den allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassungen fur Betonstabstahl mit Gewinderippen durch Verbund (siehe
Anlage 4, Typ A.a und B.a) im Fundament verankert werden.

Die Zusatzbewehrung im Pfahlkopf und ggf. die Oberflachenbewehrung sind gemal den
zugehdrigen allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen anzuordnen.

DIN 30672:2000-12 Organische Umhdillungen fir den Korrosionsschutz von in Béden und Wassern
verlegten Rohrleitungen fir Dauerbetriebstemperaturen bis 50 °C ohne katho-
dischen Korrosionsschutz - Bander und schrumpfende Materialien

DIN EN 1991-1-1:2010-12 Eurocode 1: Einwirkungen auf Tragwerke - Teil 1-1: Allgemeine Einwirkungen auf
Tragwerke - Wichten, Eigengewicht und Nutzlasten im Hochbau; Deutsche Fassung
EN 1991-1-1:2002 + AC:2009
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Eine Kombination von Muffen bzw. Verankerungsteilen der genannten allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassungen ist nicht zulassig. Um Verwechslungen zu vermeiden, sind je
Baustelle nur Verankerungs- und Verbindungsmittel ein und derselben allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung, fir & 20 mm bis & 32 mm Nr. Z-1.5-76 oder Nr. Z-1.5-174, fir
& 40 mm und & 50 mm Nr. Z-1.5-149 oder Nr. Z-1.5-174, zu verwenden.

2.1.2.4 Ankerteile
Die Ankerteile (Rohre) mussen aus einer der folgenden Stahlgiten bestehen:
$355J2 Werkstoff Nr. 1.0577+N, nach DIN EN 10025-2’
S460NH Werkstoff Nr. 1.8953, nach DIN EN 10219-1° bzw. DIN EN 10210-1°

Die Ankerteile sind entweder mit einer gewindeartigen Profilierung oder mit einem
aufgeschweil3ten Draht zu versehen (siehe Anlagen 6a und 6b).

Das Gewinde ist entweder trapez- oder rechteckférmig einzuschneiden, die Gewindetiefe
muss 4 bis 6 mm betragen, der Gewindeabstand ist jeweils so zu wahlen, dass die
bezogene Rippenflache fr = Rippenhdhe/Rippenabstand = 0,1 betragt.

Der Draht aus S235JR kann entweder in einzelnen Ringen oder als Wendel aufgeschweil3t
werden. Der Drahtdurchmesser muss 4 bis 6 mm betragen, der Ringabstand bzw. die
Ganghohe der Wendel ist so zu wahlen, dass die bezogene Rippenflache fz = 0,1 betragt.
Die Ringe oder Wendeln sind durch umlaufende Kehindhte mit dem Ankerteil zu verbinden.

Bei Wechselbeanspruchungen missen die Kehlnéhte beidseitig angeordnet werden, bei
ausschlieB3lich Druck- oder Zugbeanspruchung geniigt eine Kehlnaht, die bei Druck luftseitig
und bei Zug erdseitig zu legen ist.

213 Kunststoffripprohr

Das Tragglied kann auf ganzer Lange, bis auf eventuelle StoRstellen, in einem mit
Zementmortel verpressten Kunststoffripprohr  eingebettet werden (siehe Anlage 1 b,
Ausfiihrung B). In diesem Fall ist das Tragglied mit einem Hullrohr, das entweder aus PVC-U
nach DINENISO 1163-1°, aus Polyethylen mit einer Formmasse nach
DIN EN ISO 1872-1" -PE, E, 45 T 022 — oder aus Polypropylen mit einer Formmasse nach
DIN EN ISO 1873-1"* — PP — B, EAGC, 10-16-003 oder nach DIN EN ISO 1873-1**

PP --H, E, 06-35-012/022 bestehen muss, zu tberziehen. Es ist darauf zu achten, dass nur
gerade Rohre verwendet werden. Das Hullrohr muss eine gleichméaRige Wanddicke > 1 mm
haben; es durfen nur Rohre verwendet werden, die keine Blaseneinschliisse aufweisen und
deren Pigmentverteilung gleichmafig ist. Die Abmessungen der Hullrohre sind in der Anlage
2 b angegeben.

Die gegebenenfalls erforderlichen einzelnen Schiisse der PVC-U-Huillrohre sind miteinander
zu verschrauben und mit einem fir PVC geeigneten Kleber zu verkleben. Als PE- oder
PP-Hullrohre sind durchgehende Rohre zu verwenden.

DIN EN 10025-2:2005-04 Warmgewalzte Erzeugnisse aus Baustdhlen —Teil 2:  Technische Liefer-
bedingungen fir unlegierte Baustahle; Deutsche Fassung EN 10025-2:2004
8 DIN EN 10219-1:2006-07 Kaltgefertigte geschweil3te Hohlprofile fiir den Stahlbau aus unlegierten Baustahlen

und aus Feinkornbaustéhlen — Teil 1: Technische Lieferbedingungen; Deutsche
Fassung EN 10219-1:2006

DIN EN 10210-1:2006-07 Warmgefertigte Hohlprofile fur den Stahlbau aus unlegierten Baustahlen und aus
Feinkornbaustahlen — Teil 1: Technische Lieferbedingungen; Deutsche Fassung
EN 10210-1:2006

DIN EN ISO 1163-1:1999-10  Kunststoffe - Weichmacherfreie Polyvinylchlorid (PVC-U)-Formmassen — Teil 1:
Bezeichnungssystem und Basis fir Spezifikationen (ISO 1163-1: 1995) - Deutsche
Fassung EN I1SO 1163-1:1999

DIN EN ISO 1872-1:1999-10  Kunststoffe - Polyethylen (PE)-Formmassen - Teil 1: Bezeichnungssystem und
Basis fur Spezifikationen (ISO 1872-1:1993) - Deutsche Fassung EN ISO 1872-
1:1999

DIN EN ISO 1873-1:1995-12  Kunststoffe - Polypropylen (PP) Formmassen - Teil 1: Bezeichnungssystem
und Basis fur Spezifikationen (ISO 1873-1:1995) - Deutsche Fassung
EN ISO 1873-1:1995

10

11

12
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Am erdseitigen Ende ist eine Kunststoffkappe mit dem Hdllrohr durch Nocken oder
Verklebung zu verbinden. Am luftseitigen Ende des Ripprohres ist die Entliftungskappe mit
dem gerippten Hullrohr ebenfalls durch Nocken zu verbinden und zuséatzlich mit Klebeband
zu fixieren.

Herstellung, Lagerung, Transport und Kennzeichnung

Korrosionsschutz und Herstellung der fir den Einbau und das Verpressen
vorgefertigten Pfahlkonstruktion

Die nach Abschnitt 4.3.4 erforderliche Zementsteiniberdeckung des Stahltraggliedes ist
durch die dort geforderten MaBnahmen sicherzustellen.

Wird das Stahltragglied auf ganzer Lange mit einem Kunststoffripprohr nach Abschnitt 2.1.3
Uberzogen, ist der Ringraum zwischen Tragglied und Ripprohr bei schrédg gelagertem
Tragglied von unten nach oben mit Zementmortel nach DIN EN 447" zu verpressen.
Zusatzlich sind DIN EN 445 und DIN EN 446" sowie Bauregelliste A Teil 1** zu
berticksichtigen. Zur Sicherstellung der vollstéandigen Verflllung ist die Entliftungskappe mit
einem Absetztrichter zu verbinden. Zur Einhaltung des Abstands > 5 mm zwischen Tragglied
und Ripprohr ist eine Kunststoffwendel @ 6 mm aus PE oder PVC, Ganghthe 0,5 m, anzu-
ordnen. Vorstehende Arbeiten sind in einem Werk auszufiihren.

Lagerung und Transport

Die Wirksamkeit des Korrosionsschutzes hangt von der Unversehrtheit der Korrosions-
schutzkomponenten ab. Deshalb ist bei der Lagerung, dem Transport und dem Einbau der
fertig montierten Pfahlkonstruktion dafiir zu sorgen, dass die Korrosionsschutzkomponenten,
insbesondere das Kunststoffripprohr, nicht durch unsachgeméafe Behandlung verletzt
werden.

Wenn bei verrohrter Bohrung das herausragende Ende der Bohrgarnitur ein kantiges
Innengewinde bzw. ein scharfkantiges Rohrende besitzt, durfen die nach Abschnitt 2.2.1
vorbereiteten Stahltragglieder erst dann in das Bohrloch eingefiihrt werden, wenn auf das
herausragende Ende der Bohrgarnitur eine kantenfreie Einfihrungstrompete oder ein
Rohrnippel aufgesetzt worden ist, die das Innengewinde der Verrohrung vollig abdecken.
Beim Einfuhren des Tragglieds ist darauf zu achten, dass der Korrosionsschutz nicht
beschadigt wird.

Kennzeichnung

Der Lieferschein der vorgefertigten Pfahlkonstruktion muss vom Hersteller mit dem
Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) nach den Ubereinstimmungszeichen-Verordnungen
der Lander gekennzeichnet werden. Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die
Voraussetzungen nach Abschnitt 2.3 erfullt sind.

Aus dem Lieferschein muss u.a. hervorgehen, fir welche Pfahle die vorgefertigten
Pfahlkonstruktionen bestimmt sind und von welchem Werk sie hergestellt wurden. Mit einem
Lieferschein durfen nur Teile fur einen zu benennenden Verbundpfahltyp geliefert werden.

DIN EN 447:1996-07 Einpressmortel fur Spannglieder - Anforderungen fur ublichen Einpressmortel -
Deutsche Fassung EN 447:1996

DIN EN 445:1996-07 Einpressmortel fur Spannglieder - Prifverfahren - Deutsche Fassung EN 445:1996

DIN EN 446:1996-07 Einpressmortel fur Spannglieder - Einpressverfahren - Deutsche Fassung
EN 446:1996

Bauregelliste A, Bauregelliste B und Liste C - Ausgabe 2015/2 -; online abrufbar unter www.dibt.de
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Ubereinstimmungsnachweis
Allgemeines

Die Bestatigung der Ubereinstimmung der Pfahlkomponenten und der fiir den Einbau und
das Verpressen vorgefertigten Pfahlkonstruktion mit den Bestimmungen dieser allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung muss fiir jedes Herstellwerk mit einem Uberein-
stimmungszertifikat auf der Grundlage einer werkseigenen Produktionskontrolle und einer
regelmaRigen Fremdiberwachung einschlieRlich einer Erstpriifung nach Maligabe der
folgenden Bestimmungen erfolgen.

Fur die Erteilung des Ubereinstimmungszertifikates und die Fremdiiberwachung
einschlieBlich der dabei durchzufiihrenden Produktprifungen hat der Hersteller der
Pfahlkomponenten und der vorgefertigten Pfahlkonstruktion eine hierfir anerkannte
Zertifizierungsstelle sowie eine hierfiir anerkannte Uberwachungsstelle einzuschalten.

Die Erklarung, dass ein Ubereinstimmungs;ertifikat erteilt ist, hat der Hersteller durch
Kennzeichnung der Bauprodukte mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) unter
Hinweis auf den Verwendungszweck abzugeben.

Dem Deutschen Institut flr Bautechnik ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des von ihr
erteilten Ubereinstimmungszertifikates zur Kenntnis zu geben.

Dem Deutschen Institut fir Bautechnik ist zusatzlich eine Kopie des Erstprifberichtes zur
Kenntnis zu geben.

Werkseigene Produktionskontrolle
Allgemeines

In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und
durchzufihren. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzuneh-
mende kontinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicherstellt,
dass die von ihm hergestellten Bauprodukte den Bestimmungen dieser allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen.

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und
auszuwerten. Die Aufzeichnungen missen mindestens die folgenden Angaben enthalten:

— Bezeichnung des Bauproduktes bzw. des Ausgangsmaterials und der Bestandteile,
— Art der Kontrolle oder Prifung,

— Datum der Herstellung und der Prifung des Bauproduktes bzw. des Ausgangsmaterials
oder der Bestandteile,

— Ergebnis der Kontrollen und Prufungen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den
Anforderungen,

— Unterschrift des fur die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen.

Die Aufzeichnungen sind mindestens funf Jahre aufzubewahren und der fur die
Fremdiberwachung eingeschalteten Uberwachungsstelle vorzulegen. Sie sind dem
Deutschen Institut fir Bautechnik und der zustéandigen obersten Bauaufsichtsbehdrde auf
Verlangen vorzulegen.

Bei ungenigendem Prifergebnis sind vom Hersteller unverziglich die erforderlichen
MafRnahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Pféhle, die den Anforderungen nicht
entsprechen, sind so zu kennzeichnen, dass Verwechslungen mit Ubereinstimmenden
ausgeschlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist — soweit technisch méglich und
zum Nachweis der Méngelbeseitigung erforderlich - die betreffende Priifung unverziiglich zu
wiederholen.

Die werkseigene Produktionskontrolle soll mindestens die im Folgenden aufgefiihrten
MafRnahmen einschliel3en.

1.34.14-17/15
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2.3.2.2 Betonstabstahle mit Gewinderippen, Verankerungs- und Verbindungsmittel

Es durfen nur Betonstabstéhle mit Gewinderippen, Verankerungs- und Verbindungsmittel
(siehe Angaben im Abschnitt 2.1.2) verwendet werden, fiir die entsprechend den zugeho-
rigen allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen Nr. Z-1.1-58, Nr. Z-1.1-167, Nr. Z-1.1-59
sowie Nr. Z-1.5-76, Nr. Z-1.5-174 und Nr. Z-1.5-149 ein Ubereinstimmungsnachweis gefihrt
wurde.

Die dort getroffenen Festlegungen zur Eingangskontrolle sind zu beachten.
2.3.2.3 Ankerteile
Die Rohre sind an einem Ende durch Stempelung mit folgenden Angaben zu kennzeichnen:
— Stahlsorte,
— Schmelzennummer / Erzeugnisnummer,
— Herstellerkennzeichen.
2.3.2.3.1 Rohre aus $355J2 nach DIN EN 10025-2’

Fur jede Lieferung ist die Einhaltung der Materialeigenschaften und Abmessungen
einschlieBlich der Prifung und Bekanntgabe der Schmelzanalyse durch Abnahmeprif-
zeugnis "3.1" nach DIN EN 10204"" nachzuweisen.

2.3.2.3.2 Rohre aus S460NH

Der Nachweis der Materialeigenschaften und Abmessungen ist durch Abnahmeprifzeugnis
"3.1" nach DINEN 10204" zu fihren. Ansonsten gelten die Festlegungen der
DIN EN 10219-1° bzw. DIN EN 10210-1°.

2.3.2.4 Prufung der Schweil3ndhte und Stirnflachen der Rohre

An 5 % aller ausgefuhrten Schwei3néhte ist die Schweif3nahtdicke zu messen. Nach dem
Plandrehen der Rohrstirnflachen ist an mindestens 5 % der Flachen zu tberprifen, dass sie
winkelrecht zur Achse und planeben sind (Toleranzklasse B gemaR Tabelle 2
DIN EN 1SO 13920 bzw. Toleranzklasse F gemaR Tabelle 3 DIN EN ISO 13920").

2.3.2.5 Kunststoffripprohre

Die Zusammensetzung der Formmasse ist mit einer Werksbescheinigung "2.1" nach
DIN EN 10204 zu bestétigen. Je Los (100 Rohre) ist ein Kunststoffripprohr zu entnehmen,
an diesem sind die Wanddicken jeweils an einer Innen- und AufRenrippe und an der Flanke
der Rohre sowie der Durchmesser zu messen. Die Abmessungen muissen den beim
Deutschen Institut fr Bautechnik und der fremdiberwachenden Stelle hinterlegten
Zeichnungen entsprechen. Die Entscheidung, ob das Los angenommen oder
zurtckgewiesen wird, ist nach Abschnitt 2.3.2.9 zu treffen.

2.3.2.6 Entluftungskappen und Endkappen

Die Materialeigenschaften und Abmessungen missen den beim Deutschen Institut fiir
Bautechnik und der fremduberwachenden Stelle hinterlegten Angaben entsprechen. Die
Werte sind durch eine Werksbescheinigung "2.1" nach DIN EN 10204 zu bestatigen.

2.3.2.7 Schrumpfschlauche

Die Materialeigenschaften der Schrumpfschlauche und des Klebers sind mit einer
Werksbescheinigung "2.1" nach DIN EN 10204 zu bestatigen. Je Los (100 Stiick) sind am
Ausgangsmaterial die Wanddicken an 3 Stellen zu messen und der Kleberauftrag zu
bestimmen. Die Entscheidung, ob das Los angenommen oder zuriickgewiesen wird, ist nach
Abschnitt 2.3.2.9 zu treffen.

1 DIN EN 10204:2005-01 Metallische Erzeugnisse - Arten von Prifbescheinigungen; Deutsche Fassung

EN 10204:2004
DIN EN ISO 13920:1996-11  Schweif3en - Allgemeintoleranzen fir SchweiBkonstruktionen - L&ngen- und
Winkelmafe; Form und Lage; Deutsche Fassung EN ISO 13920:1996

18
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Werkmé&Rig aufgebrachter Korrosionsschutz

Die im Werk nach Abschnitt 2.2.1 zu ergreifenden Korrosionsschutzmafinahmen sind an
jedem Pfahl durch Augenschein zu Gberprifen (statistische Auswertung nicht erforderlich).

Fir den Zementmoértel sind Priifungen entsprechend DIN EN 447"  durchzufiihren.
Zusétzlich sind DIN EN 445 und DIN EN 446" zu beachten.

Prufplan

Sofern jeder einzelne Messwert gleich oder gréRer dem geforderten Mindestwert ist, so ist
das Los anzunehmen. Anderenfalls kénnen weitere Proben entnommen werden. An diesen
Proben sind dieselben Messungen wie an der ersten Probe durchzufiihren. Die
Messergebnisse sind mit den vorangegangenen Messungen zusammenzufassen. Aus allen
Werten sind der Mittelwert x und die Standardabweichung s zu bilden. Ist nunmehr die
daraus zu bildende Priufgro3e (Zahlenwert)

Z =X - 1,64 s gleich oder gré3er als der geforderte Mindestwert,
so ist das Los anzunehmen, anderenfalls zurlickzuweisen.
Fremduberwachung

In jedem Herstellwerk ist die werkseigene Produktionskontrolle durch eine Fremduber-
wachung regelméfRig zu Gberprifen, mindestens jedoch zweimal jahrlich.

Im Rahmen der Fremdiberwachung ist eine Erstprifung durchzufihren. Es sind auch
Proben fir Stichprobenprifungen zu entnehmen und die Prifwerkzeuge zu kontrollieren. Die
Probenahme und die Prifungen obliegen jeweils der anerkannten Uberwachungsstelle.

Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremdiberwachung sind mindestens funf Jahre
aufzubewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Uberwachungsstelle dem
Deutschen Institut fir Bautechnik und der zusténdigen obersten Bauaufsichtsbehorde auf
Verlangen vorzulegen.

Bestimmungen fiar Entwurf und Bemessung

Allgemeines

Es gelten die Technischen Baubestimmungen, insbesondere DIN EN 1997-1%,
DIN EN 1997-1/NA%, DIN 1054%, DIN 1054/A1% und DIN 1054/A2%, soweit im Folgenden
nichts anderes bestimmt ist.

Bei dynamischen Einwirkungen entsprechend DIN EN 1991-1-1°, Abschnitt 2.2, ist
nachzuweisen, dass die Ermudungsfestigkeiten des Stahltraggliedes bzw. der Muffen-
verbindungen und Verankerungen nicht Gberschritten werden.

Fur den Betonstabstahl B500B mit Gewinderippen bzw. fir die geschraubten
Muffenverbindungen und Verankerungen fir Betonstabstahl mit Gewinderippen sind die
Ermidungsfestigkeiten den entsprechenden allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen
Nr. Z-1.1-58, Nr. Z-1.1-167, Nr. Z-1.1-59 sowie Nr. Z-1.5-76, Nr. Z-1.5-174 und Nr. Z-1.5-149
zu entnehmen.

Fur den Betonstabstahl B500B nach DIN 488-2" @ 20 mm, @ 25 mm und @ 28 mm ist ein
Nachweis gegen Ermiudung ggf. gemaR DIN EN 1992-1-1**, Abschnitt 6.8, in Verbindung mit
DIN EN 1992-1-1/NA® zu fiihren.

DIN EN 1997-1:2009-09 Eurocode 7: Entwurf, Berechnung und Bemessung in der Geotechnik - Teil 1:
Allgemeine Regeln; Deutsche Fassung EN 1997-1:2004 + AC:2009

DIN EN 1997-1/NA:2010-12 Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter — Eurocode 7: Entwurf,
Berechnung und Bemessung in der Geotechnik - Teil 1: Allgemeine Regeln

DIN 1054:2010-12 Baugrund - Sicherheitsnachweise im Erd- und Grundbau - Erganzende Regelungen
zu DIN EN 1997-1

DIN 1054/A1:2012-08 Baugrund - Sicherheitsnachweise im Erd- und Grundbau - Ergdnzende Regelungen
zu DIN EN 1997-1:2010; Anderung Al

DIN 1054/A2:2015-11 Baugrund - Sicherheitsnachweise im Erd- und Grundbau - Erganzende Regelungen

zu DIN EN 1997-1:2010; Anderung 2
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Fur die Ankerteile aus den Stahlsorten gemdald Abschnitt2.1.2.4 sind die
Ermidungsfestigkeiten entsprechend den bauaufsichtlich eingefuhrten Regeln fir S35532 zu
ermitteln.

Bei der Lasteintragung Uber die Ankerteile ist dabei zu prufen, ob die Ermidungsfestigkeiten

fur den Betonstabstahl mit Gewinderippen bzw. fiir die Verankerungen des Betonstabstahles
mit Gewinderippen maf3gebend sind.

Als Teilsicherheitsbeiwert yy fir die Materialfestigkeit des Stahltraggliedes ist in den
Bemessungssituationen BS-P, BS-T und BS-A yy = 1,15 zu verwenden.

Auf Zug beanspruchte Pfahle mit einfachem Korrosionsschutz (ohne
Kunststoffripprohr)

Fur Pfahle der Ausflihrung A auf Anlage 1a, die fir einen dauernden Einsatz (langer als
2 Jahre) vorgesehen sind, ist der Nachweis zu fihren, dass die Zugspannungen bzw.
Randspannungen bei nicht planmagiger Biegebeanspruchung im Stahl unter Ansatz der
Bemessungswerte der Einwirkungen in der Bemessungssituation BS-P den Wert von
230 N/mm? nicht Uberschreiten.

Nachweis der Ubertragungslange (Krafteintragungslange) im Boden

Es ist sicherzustellen, dass die Krafteintragungslange in den Boden grol3er als die
erforderliche Ubertragungsléange vom Stahltragglied in den Zementstein ist.

Fur den Nachweis der Ubertragungslange ist der Bemessungswert der Verbundfestigkeit
nach DIN EN 1992-1-1*, Abschnitt 8.4.2, in Verbindung mit DIN EN 1992-1-1/NA®> zu
ermitteln.

Nachweis der Verankerung im Fundamentkorper
Verankerungen von Betonstabstahl mit Gewinderippen

Bei Verwendung der Verankerungen von Betonstabstahl mit Gewinderippen (siehe
Anlage 5) sind die Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen fir
geschraubte Muffenverbindungen und Verankerungen fiir Betonstabstahl mit Gewinderippen
(siehe auch Abschnitt 2.1.2.3 dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung) einzuhalten.

Verankerung durch Verbund
Verankerung Uber gerippten Betonstabstahl B500B (siehe Anlage 4)

Die Verankerungslangen des Tragglieds im Pfahlkopf sind wie die Ubertragungslangen zu
ermitteln.

Fur Betonstabstahl mit Gewinderippen sind jeweils die Bestimmungen der zugehdrigen
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen einzuhalten.

Verankerung uber Ankerteile (siehe Anlagen 6a und 6b)

Es ist der Nachweis zu fuhren, dass unter Ansatz der Bemessungswerte der Einwirkungen in
den Ankerteilen die Spannung mit der GroRe Rey / ym (Ren = Streckgrenze des Stahls) nicht
Uberschritten wird. Als Teilsicherheitsbeiwert vy, flr die Materialfestigkeit der Stahlrohre ist in
den Bemessungssituationen BS-P, BS-T und BS-A yy = 1,15 zu verwenden.

DIN EN 1992-1-1:2011-01 Eurocode 2: Bemessung und Konstruktion von Stahlbeton- und Spannbetontrag-
werken — Teil 1-1: Allgemeine Bemessungsregeln und Regeln fur den Hochbau;
Deutsche Fassung EN 1992-1-1:2004 + AC:2010

DIN EN 1992-1-1/NA:2013-04 Nationaler Anhang — National festgelegte Parameter — Eurocode 2: Bemessung und
Konstruktion von Stahlbeton- und Spannbetontragwerken — Teil 1-1: Allgemeine
Bemessungsregeln und Regeln fiur den Hochbau

1.34.14-17/15
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Fur den Nachweis der Verankerungslénge ist der Bemessungswert der Verbundfestigkeit
nach DIN EN 1992-1-1**, Abschnitt 8.4.2, in Verbindung mit DIN EN 1992-1-1/NA™ zu
ermitteln. Der Beiwert zur Beriicksichtigung des Stabdurchmessers kann dabei zu n, =0,8
angesetzt werden.

4 Bestimmungen fir die Ausfiihrung

4.1 Allgemeines

Fur die Ausfuhrung der Mikropfahle (Verbundpfahle) gilt DIN EN 141997 in Verbindung mit
DIN SPEC 18539° soweit im Folgenden nichts anderes bestimmt ist.

4.2 Ausfihrende Firma

Die Herstellung der Mikropfahle (Verbundpfahle) nach dieser allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung darf nur unter verantwortlicher technischer Leitung der
Firma Stump Spezialtiefbau GmbH erfolgen.

Die Herstellung der Mikropfahle (Verbundpfahle) darf aber auch von Unternehmen
durchgefuhrt werden, die eine Bescheinigung der Firma Stump Spezialtiefbau GmbH
vorlegen konnen, dass sie von ihr umfassend in der Herstellung der Mikropfahle
(Verbundpfahle) geman dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung geschult worden
sind. Von der ausfihrenden Firma ist eine Erklarung abzugeben, dass die von ihr
hergestellten Mikropfahle (Verbundpfahle) den Bestimmungen dieser allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen.

4.3 Pfahlschaft
43.1 Allgemeines

Fur den Nachweis der Druckfestigkeit des Verpresskdrpers sind zwei Serien von 3 Proben,
je 7 Arbeitstage an denen Pfahle betoniert werden bzw. je Baustelle, herzustellen.

4.3.2 Zementmortel

Als Ausgangsstoffe flr den Zementmartel sind Zemente mit besonderen Eigenschaften nach
DIN 1164-10% und Zemente nach DIN EN 197-1%" - unter Beriicksichtigung der vorliegenden
Expositionsklasse gemaR DIN EN 206-1%® in Verbindung mit DIN 1045-2?° (Tabellen 1,
F.3.1und F.3.2) -, Wasser nach DIN EN 1008* sowie gegebenenfalls Zusatzmittel nach
DIN EN 934-2%" in Verbindung mit DIN EN 206-1°®/DIN 1045-2%° oder mit allgemeiner
bauaufsichtlicher Zulassung und natirliche Gesteinskdrnungen fir Beton nach
DIN EN 12620% und Bauregelliste B Teil 1 Anlage 1/1.3, unter Bertcksichtigung von
DIN EN 206-1%/DIN 1045-2?°, Anhang U, zu verwenden.

2 DIN 1164-10:2013-03 Zement mit besonderen Eigenschaften — Teil 10: Zusammensetzung,

Anforderungen und Ubereinstimmungsnachweis von Zement mit niedrigem

. wirksamen Alkaligehalt

DIN EN 197-1:2011-11 Zement — Teil 1: Zusammensetzung, Anforderungen und Konformitétskriterien von
Normalzement; Deutsche Fassung EN 197-1:2011
2 DIN EN 206-1:2001-07 Beton - Teil 1: Festlegung, Eigenschaften, Herstellung und Konformitat

DIN EN 206-1/A1:2004-10 Beton - Teil 1: Festlegung, Eigenschaften, Herstellung und Konformitat; Deutsche
Fassung EN 206-1/A1:2004
DIN EN 206-1/A2:2005-09 Beton - Teil 1: Festlegung, Eigenschaften, Herstellung und Konformitat; Deutsche

” Fassung EN 206-1:2000/A2:2005

DIN 1045-2:2008-08 Tragwerke aus Beton, Stahlbeton und Spannbeton - Teil 2: Beton - Festlegung,
Eigenschaften, Herstellung und Konformitét - Anwendungsregeln zu DIN EN 206-1
% DIN EN 1008:2002-10 Zugabewasser fiir Beton - Festlegung flr die Probenahme, Priifung und Beurteilung

der Eignung von Wasser, einschlie3lich bei der Betonherstellung anfallendem
Wasser, als Zugabewasser fiir Beton; Deutsche Fassung EN 1008:2002

DIN EN 934-2:2009-09 Zusatzmittel fur Beton, Mortel und Einpressmortel - Teil 2:
Betonzusatzmittel - Definitionen, Anforderungen, Konformitat, Kennzeichnung und
Beschriftung; Deutsche Fassung EN 934-2:2009

DIN EN 12620:2008-07 Gesteinskdrnungen fir Beton; Deutsche Fassung EN 12620:2002+A1:2008

31
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Nachverpressungen
Unter Last stehende Pféahle diirfen nicht nachverpresst werden.
Zentrierung und Uberdeckung des Stahltragglieds

Das Stahltragglied ist innerhalb des Bohrlochs so zu zentrieren, dass an allen Stellen, auch
uber den Muffen, eine ausreichende Zementsteinuberdeckung vorhanden ist. Fur die
MindestmaRe der Uberdeckung gilt DIN SPEC 18539°, A Anhang C.

Pfahle mit Kunststoffripprohren nach Anlage 1b (Ausfihrung B) missen {ber den
Ripprohren eine Zementsteiniiberdeckung von mindestens 10 mm aufweisen.

Die Zementsteintuberdeckungen sind durch Federabstandhalter bzw. Stegabstandhalter aus
PVC (siehe Anlage 1b, Schnitt B-B), durch Nachinjektionsrohre, falls erforderlich in
Verbindung mit vorgenannten Abstandhaltern (siehe Anlage 1a, Schnitt A-A) oder durch die
Verrohrung allein oder in Kombination mit Stegabstandhaltern sicherzustellen. Welche
Malnahmen zu ergreifen sind, ist vom Boden und von der Neigung der Pfahle abhangig
(siehe auch Tabelle 1).

Tabelle 1: Neigung der Pféahle und Abstand der Abstandhalter

Abstandhalter Neigung der Pfahle Abstand der
Abstandhalter

Federabstandhalter oder 90° (senkrecht) bis 75° <3m
Stegabstandhalter

75° - 45° <26m
45° - 15° <22m

Auf die Lange des Traggliedes sind jeweils mindestens drei Abstandhalter anzuordnen. Bei
senkrechten bis 75° geneigten Pfahlen sind mindestens 3 Arme der Stegabstandhalter, bei
flacher geneigten mindestens 6 Arme der Stegabstandhalter zu verwenden. Einzelne Arme
der Stegabstandhalter kdnnen durch Nachinjektionsrohre ersetzt werden (siehe Anlage 1a).
Die Dicke der Verrohrung im Anfangerrohr oder an den Nippeldurchgdngen darf nur in
nichtbindigen Bdden in Rechnung gesetzt werden, wenn der Schaft mit einem héherem als
dem hydrostatischen Druck verpresst wird.

Pfahlhals

Im Ubergangsbereich des Pfahlschaftes zum Fundamentkorper ist eine konstruktive, das
Stahltragglied ringférmig umschlieRende Zusatzbewehrung (siehe Anlagen 4, 5, 6a und 6b)
aus geschweildten Betonstahlmatten N 94 oder ein im Querschnitt und Abstand der Drahte
gleichwertiger Bewehrungskorb anzuordnen. Die Langsdrahte mussen aulien liegen; die
Ubergreifungsléange in Richtung des Stabumfangs muss > 180° betragen.

Die Zusatzbewehrung ist im Querschnitt moéglichst weit aul3en anzuordnen, wobei Uber den
Langsdrahten Zementsteiniberdeckungen entsprechend DIN SPEC 18539°%, A Anhang C,
vorhanden sein missen. Der Innendurchmesser der Langsdrahte der Zusatzbewehrung
muss mindestens ¢ Stahltragglied + 25 mm betragen. Die Betonstahlmatte ist zur
Einhaltung vorstehender Bedingungen konzentrisch zum Stahltragglied anzuordnen und
durch geeignete Abstandhalter im Bohrloch zu zentrieren.
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Auf die Zusatzbewehrung kann verzichtet werden, wenn ein geripptes PE- bzw. PVC-Rohr
angeordnet wird. Das mindestens 1 mm dicke gerippte Rohr muss gegeniiber dem Tragglied
einen Abstand von =5 mm aufweisen und mindestens von 10 mm Zementstein umgeben
sein. Dies gilt auch fur Pfahle mit Kunststoffripprohr (Ausfihrung B auf Anlage 1b).

Werden die Pfahle zur Abtragung von Lasten nur voribergehend (Einsatzdauer < 2 Jahre)

herangezogen, kann auf die Zusatzbewehrung bzw. auf das gerippte Kunststoffrohr
verzichtet werden.

Bettina Hemme Beglaubigt
Referatsleiterin

Z743624.16
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Zementstein

Nachinjektions-
leitung

Klebeband
PVC Abstandhalter

Federabstandhalter

Stegabstandhalter

b 2350 —F Uk
—
e ® —\x 20/30

O F]

Pfahlstoldausbildungen siehe Anlage 2a

HIns

| ~=—= |

[ |
r |
t1 [,/ » !

J ] ~

=1 |] Verankerung
600 | | j mit Ankerstiick
| =54 | und Kontermutter

1 | A| gem. Zulassung
STl

Nachinjektions-

| L A 7 leitung

2\
] Pfahlstof?

mit Gewindemuffe
und Kontermuttern
gem. Zulassung

Nachinjektions-
ventile

Abstandhalter
PVC

Abmessungen in mm

@ 20 mm bis @ 50 mm

Verbundpfahl System Stump mit Traggliedern aus Betonstahl mit gerippter Oberflache

Ubersicht Ausfiihrung A

Anlage la
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Schnitt B-B _ Verankerung
Zementstein mit Ankerstiick
Kunststoff- und Kontermutter
Ripprohr B - - B gem.
Klebeband _# s i Zulassung
Abstandhalter '
| : Schrumpf-

Federabstandhalter : |
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Stegabstandhalter
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Abstandhalter
1] (Wendel)
Abstandhalter
PVC
PfahlstoRausbildungen siehe Anlage 2b Abmessungen in mm

Verbundpfahl System Stump mit Traggliedern aus Betonstahl mit gerippter Oberflache
@ 20 mm bis @ 50 mm

Ubersicht Ausfiihrung B

Anlage 1b
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Bautechnik

Ausfiihrung A Standard Korrosionsschutz

DruckstoR
(KontaktstoR)
bei nicht
dynamischer
Einwirkung

Kontaktmuffe gem. Zulassung

Zug- oder
DruckstoR
bei nicht
dynamischer
Einwirkung

Gewindemuffe gem. Zulassung

Schrumpfschlauch

Uberlappung des Schrumpfschlauchs i = 100mm

Zug- oder
DruckstoR
bei dynamischer
Einwirkung
und
Zug-DruckstoR
bei Beanspruchung

Kontermutter gem. Zulassung

|
|
| +—— Gewindemuffe gem. Zulassung
|
|

mit wechselnden ‘ Kontermutter gem. Zulassung
Vorzeichen
Gewinde- Schrumpf-
Abmessungen und Materialien der Gewinde- stahl schlauch
muffen und Kontermuttern sowie Angabe der mm mm
Kontermomente gemaR a. b. Z. 7 5
Nr. Z-1.5-76 und Z-1.5-149 @ 20 70/26
bzw. Nr. Z-1.5-174 3 25 90/36
Eine Kombination von Muffen bzw. Veranker- @ 28 90/36
ungsteilen der genannten allgemeinen bau- O 32 90/36
aufsichtlichen Zulassungen ist nicht zulassig. @ 40 120/54
@ 50 120/54
Verbundpfahl System Stump mit Traggliedern aus Betonstahl mit gerippter Oberflache
@ 20 mm bis @ 50 mm
Pfahlsto3 Ausfihrung A Anlage 2a

Z743081.16 1.34.14-17/15
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Nr. Z-32.1-8 vom 13. Juli 2016

Deutsches
Institut

4 DIBt
Bautechnik

Ausfiihrung B Doppelter Korrosionsschutz

DruckstoR

Kunststoffripprohr
(KontaktstoR)
bei nicht Kontaktmuffe gem. Zulassung
dynamischer |
Einwirkung U i _\\ Schrumpfschlauch
Zug- oder E\ Kunststoffripprohr
DruckstoR I
ggicn::rﬁ T Gewindemuffe gem. Zulassung
dynamischer ! A Schrumpfschlauch
Einwirkung .
o %& Abstandhalter (Wendel)

Zug- oder RS
DruckstoR 5
bei dynamischer
Einwirkung und
Zug-DruckstoR
bei Beanspruchung
mit wechselnden

Kunststoffripprohr
Kontermutter gem. Zulassung

—~—— Schrumpfschlauch

T—— Gewindemuffe gem. Zulassung

Vorzeichen _ Kontermutter gem. Zulassung
Uberlappung des 0 B Schrumpfschlauch
Schrumpfschlauchs T =253

Kunststoffkappe

i > @i Ripprohr |2i]

Pfahlsto3 Ausfihrung B

Gewinde-| Kunststoff- |Schrumpf-
Abmessungen und Materialien der Gewinde- | __stahl ripprohr | schlauch
muffen und Kontermuttern sowie Angabe der min @ i|min t
Kontermomente gemaR a.b.Z. m1m n12m m3m ”lm
Nr. Z-1.5-76 und Z-1.5-149
bzw. Nr. Z-1.5-174 ©20 | 44 110 70/26
@ 25 44 1,0 90/36
Eine Kombination von Muffen bzw. Veranker-| g 28 44 1,0 90/36
ungsteilen der genannten allgemeinen bau- O 32 49 10 90/36
aufsichtlichen Zulassungen ist nicht zulassig. 3 40 57 1’0 120/54
@ 50 705 | 1,0 | 120/54
Verbundpfahl System Stump mit Traggliedern aus Betonstahl mit gerippter Oberflache
@ 20 mm bis @ 50 mm
Anlage 2b

Z743081.16
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Nr. Z-32.1-8 vom 13. Juli 2016

Deutsches
Institut

fur
Bautechnik

DIBt

Zugpfahl oder Druckpfahl - Ausfithrung B mit MuffenstoR

bei dynamischer Einwirkung oder bei Beanspruchung
mit wechselndem Vorzeichen

Kunststoffripprohr
Abstandhalter (Wendel)

Klebeband

Kunststoffkappe

Kontermutter |
gem. Zulassung

—— 1

Schrumpfschlauch

\ Gewindemuffe
gem. Zulassung

uz=z

Uberlappung I
@ i Ripprohr

Kontermutter
gem. Zulassung

Kunststoffkappe R -
Klebeband
Kunststoffripprohr
Zementstein

Betonstabstahl mit Gewinderippen @ 20, 25, 28, 32, 40 und 50 mm
nach allgem. bauaufsichtlichen Zulassungen des jeweiligen Herstellers.

Detail Pfahlsto3

inde-| Kunststoff- [Schrumpf-
Abmessungen und Materialien der Gewinde- Gewinde . rump
. stahl ripprohr schlauch
muffen und Kontermuttern sowie Angabe der . T
N min @ ijmin t
Kontermomente gemaR a. b. Z. mm mm | mm mm
Nr. Z-1.5-76 und Z-1.5-149 1 2 3 4
bzw. Nr. Z-1.5-174 @ 20 44 |10 70/26
Eine Kombination von Muffen bzw. Veranker- @ 25 44 1,0 90/36
ungsteilen der genannten allgemeinen bau- @ 28 44 |[1,0| 90/36
aufsichtlichen Zulassungen ist nicht zulassig. | 9 32 49 |10 | 90/36
@ 40 57 | 1,0 | 120/54
@ 50 70,5 | 1,0 | 120/54
Verbundpfahl System Stump mit Traggliedern aus Betonstahl mit gerippter Oberflache
@ 20 mm bis @ 50 mm
Anlage 3

Z743081.16
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Deutsches
Nr. Z-32.1-8 vom 13. Juli 2016 ]nStI:l'!t
iir

Bautechnik

Lasteintragung in das Fundament
durch Verbund

| * *
| o
o S— ]
(98]
o o
= g g
£ ¢ I=
= E £
/ I b= =7
; o o
o o
(o] (o]
£ £
E E

L L

Zementstein
Bewehrungskorb

PVC-Abstandhalter <\ <toffripprohr

Berechnung der Verankerungslange |
nach Abschnitt 3.4.2.1

entsprechend der jeweils zugehérigen Zulassung fur den
Betonstabstahl mit Gewinderippen anordnen.

* evtl. erforderliche Zusatzbewehrung oder Oberflachenbewehrung

Abmessungen in mm

Abstandhalter
(Wendel)

Verbundpfahl System Stump mit Traggliedern aus Betonstahl mit gerippter Oberflache
@ 20 mm bis @ 50 mm

Kopfausbildung

Anlage 4

Z743081.16

1.34.14-17/15
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Nr. Z-32.1-8 vom 13. Juli 2016 Institut

Deutsches

fur
Bautechnik

Lasteintragung liber Verankerungen
von Betonstabstahl mit Gewinderippen

Druckpfahl
Typ A.b

Ankerplatte

Ankerstick

Ankermutter

NN
N

X
75 2
% | 5% 600
2 Ripprohr R

_______ Zugpfahl
Typ B.b -
. — . Ankermutter — [ =
° r | 5 Ankerstlick ,
_ //,o_-l— o
Ankerplatte A

% gy ==

Kontermutter

Kunststoffripprohr
R
Abstandhalter P
(Wendel) "/,%
Zementstein 2
@ 20-32mm J 40-50mm
t1 = 150mm t1 = 200mm

Betonfestigkeit = C20/25 Abmessungen in mm

Abmessungen und Materialien der Anker- und Kontermuttern, Ankerstiicke und
Ankerplatten sowie Angabe der Kontermomente und der Zusatzbewehrung geman
allgemeinen bauaufsichtlichen ZulassungenNr. Z-1.5-76 und Z-1.5-149 bzw. Nr.
Z-1.5-174. Eine Kombination von Muffen bzw. Verankerungsteilen der genannten
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen ist nicht zulassig.

Verbundpfahl System Stump mit Traggliedern aus Betonstahl mit gerippter Oberflache
@ 20 mm bis @ 50 mm

Kopfausbildung

Anlage 5

Z743081.16
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung

Nr. Z-32.1-8 vom 13. Juli

2016

Deutsches
Institut

4 DIBt
Bautechnik

t1

600 =§ !

_______ Druckpfahl —_—— s — . —

Lasteintragung uber Ankerteile

Typ A.c

Kontermutter

Ankerteil

il Il II II i .I 1)
TR YT

Ankermutter

o 7 i

5l 4 %= 600
AEIE L

Abmessungen in mm

7 Ripprohr

@ 20-32 mm | @ 40-50 mm | Berechnung der Veranker-
t1 =150 mm| t1 = 200 mm | Ungslange | nach Abschnitt

3.4.22

Gewinde- |Ankerteile
stahl
gi| t
mm mm | mm
1 2 3
3 20 25 |210
B 25 30 (210
J 28 33 (210
32 38 (210
J 40 45 (210
@ 50 58 |10 bauaufsichtlichen Zulassungen

Abmessungen und Materialien der Anker- und
Kontermuttern, sowie Angabe der
Kontermomente gemaf allgemeinen

Rohr fur Ankerteil aus
S355J2 oder S460NH

Nr. Z-1.5-76 und Z-1.5-149 bzw.
Nr. Z-1.5-174

Eine Kombination von Muffen bzw.
Verankerungsteilen der genannten allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassungen ist nicht zulassig.

@ 20 mm bis @ 50 mm

Verbundpfahl System Stump mit Traggliedern aus Betonstahl mit gerippter Oberflache

Lasteintragung Uber Ankerteile

Anlage 6a

Z743081.16
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Nr. Z-32.1-8 vom 13. Juli 2016

Deutsches
Institut

4 DIBt
Bautechnik

Lasteintragung uber Ankerteile

_— = Zugpfahl - — = =
t Typ B.c i

Ankermutter |

T T Ankerteil =
Bt -
[ -

Kontermutter

t1 77 ‘ 7 Kunststoffripprohr

Abstandhalter

| £ Zementstein !

Abmessungen in mm
Gewinde- [Ankerteile| | @ 20-32 mm | @ 40-50 mm | Berechnung der Veranker-

stahl t1 =150 mm/| t1 = 200 mm | Ungslange | nach Abschnitt
gi| t 3.4.2.2
mm mm [ mm
1 2 | 3

@20 |25 (210
@ 25 30 |210

a 28 33 (210 Abmessungen und Materialien der Anker- und
g 32 38 [=10 Kontermuttern, sowie Angabe der
@ 40 45 1210 Kontermomente gemaR allgemeinen
@ 50 58 |=210 bauaufsichtlichen Zulassungen
Rohr flr Ankerteil aus
S355J2 oder S460NH Nr. Z-1.5-76 und Z-1.5-149 bzw.
Nr. Z-1.5-174

Eine Kombination von Muffen bzw.
Verankerungsteilen der genannten allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassungen ist nicht zulassig.

Verbundpfahl System Stump mit Traggliedern aus Betonstahl mit gerippter Oberflache
@ 20 mm bis @ 50 mm

. . Anlage 6b
Lasteintragung Uber Ankerteile g
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