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ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit
des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.*

Sofern in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Anforderungen an die besondere
Sachkunde und Erfahrung der mit der Herstellung von Bauprodukten und Bauarten be-
trauten Personen nach den § 17 Abs.5 Musterbauordnung entsprechenden Lé&nderre-
gelungen gestellt werden, ist zu beachten, dass diese Sachkunde und Erfahrung auch durch
gleichwertige Nachweise anderer Mitgliedstaaten der Europaischen Union belegt werden
kann. Dies gilt ggf. auch fir im Rahmen des Abkommens Uber den Europdischen Wirt-
schaftsraum (EWR) oder anderer bilateraler Abkommen vorgelegte gleichwertige
Nachweise.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die fir die Durchflihrung von
Bauvorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und
Bescheinigungen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbe-
sondere privater Schutzrechte, erteilt.

Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter gehen-
der Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen”, dem Verwender bzw. Anwender des
Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfu-
gung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung an
der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behdrden Ko-
pien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfiigung zu stellen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollstéandig vervielfaltigt werden. Eine
auszugsweise Verdffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fir Bau-
technik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dirfen der allgemeinen bauaufsicht-
lichen Zulassung nicht widersprechen. Ubersetzungen der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung mussen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fir Bautechnik nicht gepriifte Uber-
setzung der deutschen Originalfassung" enthalten.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung koénnen nachtraglich ergdnzt und geandert
werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.

Hinweis: Mit Inkrafttreten der geplanten Novelle der Landesbauordnungen (von den Landern wird der 16.10.2016
angestrebt) kdnnen von der Bauaufsicht fur Bauprodukte mit CE-Kennzeichnung nach Bauproduktenverordnung
(Verordnung (EU) Nr. 305/2011) voraussichtlich keine nationalen Verwendbarkeits- und Ubereinstimmungsnach-
weise mehr verlangt werden.

DemgemaR wird voraussichtlich ab diesem Zeitpunkt bei allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen fiir Baupro-
dukte mit CE-Kennzeichnung nach Bauproduktenverordnung die Funktion als Verwendbarkeitsnachweis im Sinne
der Landesbauordnungen entfallen und die Verwendung des U-Zeichens nicht mehr zuléssig sein.
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BESONDERE BESTIMMUNGEN
Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

Zulassungsgegenstand

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung erstreckt sich auf werkm&Rig hergestellte Damm-
platten aus Polyurethan (PU); nachfolgend als PU-Platten bezeichnet.

Die PU-Platten sind normalentflammbar.

Anwendungsbereich

Die PU-Platten durfen als Warmedammstoff oder als Brandriegel/Sturzschutz in allgemein
bauaufsichtlich zugelassenen Warmedamm-Verbundsystemen (WDVS) eingesetzt werden,
sofern in den allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen der WDVS der Einbau der Damm-
platten mit dieser Zulassungsnummer gestattet wird.

Der Anwendungsbereich des mit den PU-Platten hergestellten WDVS richtet sich nach den
Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung fur das jeweilige WDVS.

Bestimmungen fir das Bauprodukt

Allgemeines

Die Bestimmungen des Priif- und Uberwachungsplans® dieser allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung sind zu berilcksichtigen.

Eigenschaften und Zusammensetzung der PU-Platten
Folgende Eigenschaften sind einzuhalten.

Tabelle 1:

N "purenotherm® WDVS"
Dammstofftyp (puren-PIR NE)
Farbe Beschichtung weil3
Dicke 20 - 300
Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene > 100
(in Richtung der Aufschaumung) [kPa] -
Scherfestigkeit [kPa] >50
Schermodul [MPa] 1,0-3,0
Druckspannung bei 10 % Stauchung [kPa] > 100
Rohdichte [kg/m3] 30-37
Biegefestigkeit [kPa] >50
Dimensionsstabilitat bei definierten Temperatur-
und Feuchtebedingungen:

(48 % 1)h bei (70x 2)°C/ (90 £ 5)% r.F.

- relative L&angen- und Breitenanderung -0,5%/+1,4%
- relative Dickendnderung -05%/+1,0%
Dimensionsstabilitét bei definierten Temperatur-

und Feuchtebedingungen

(48 £ 1)h bei (-20 £ 3)°C

Der Prif- und Uberwachungsplan ist beim Deutschen Institut fiir Bautechnik hinterlegt und ist der fir die
Fremduberwachung eingeschalteten Stelle vom Antragsteller zur Verfiigung zu stellen.
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Wasseraufnahme bei langzeitigem volligen
Eintauchen: [Vol-%]

d>120 mm <15
80 mm <d <120 mm <25
d <80 mm £3,5
Kurzzeitige Wasseraufnahme [kg/m?] <0,3
Abmessungen als Dammplatte b x h [mm]* 1000 x 500
Abmessungen als Brandriegel b x h [mm] 1000 x 250
Format rechteckig
Nut- und Feder/Stufenfalzausbildung optional méglich
Es mussen die Anforderungen an die
Brandverhalten Klasse E nach DIN EN 13501-1 erfillt
werden.

*

andere Abmessungen méglich

Sofern keine Angaben zu den einzuhaltenden Werten gemacht werden, gelten die Bestim-
mungen des Priif- und Uberwachungsplans.

Im Rahmen der Produktion darf die Warmeleitfahigkeit A; (Werte der Warmeleitfahigkeit nach
Alterung) nach DIN EN 13165 einen Grenzwert der Warmeleitfahigkeit Agen, nicht Gber-
schreiten. Der Wert Agen, iSt im Rahmen des Ubereinstimmungsnachweises festzulegen.

Die Dammplatten sind auf beiden Seiten werkseitig mit einer weil3en Haftbriicke mit einer
Nassauftragsmenge von < 150 g/m? beschichtet.

Die Zusammensetzung der Haftbriicke muss mit den beim Deutschen Institut fir Bautechnik
hinterlegten Rezepturen und weiteren Angaben tbereinstimmen.

Herstellung, Verpackung und Kennzeichnung

Herstellung

Die PU-Platten nach Abschnitt 2.2 sind entsprechend der Hinterlegung beim Deutschen
Institut fir Bautechnik werksseitig herzustellen. Die beim Deutschen Institut fir Bautechnik
hinterlegten Zusammensetzungen der Schaumrezeptur und das Herstellverfahren sind ein-
zuhalten. Anderungen diirfen nur mit Zustimmung des Deutschen Instituts fir Bautechnik
erfolgen.

Verpackung, Transport, Lagerung
Die Bauprodukte sind durch eine Verpackung geschutzt zu transportieren.

Die Bauprodukte missen nach den Angaben des Herstellers gelagert werden. Die
PU-Platten sind vor Beschadigung zu schitzen.
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Kennzeichnung

Das Bauprodukt, die Verpackung des Bauprodukts oder der Beipackzettel muss vom Her-
steller mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) nach den Ubereinstimmungszeichen-
Verordnungen der Lander gekennzeichnet werden. Die Kennzeichnung darf nur erfolgen,
wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 2.4 erfillt sind. Zusatzlich sind die PU-Platten auf
ihrer Verpackung, ggf. auch auf den PU-Platten selbst, wie folgt zu kennzeichnen:

— Als "Dammplatte fir WDVS mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung" oder "Brand-
riegel/Sturzschutz fir WDVS mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung" geeignet

— Bezeichnung des Bauproduktes gemaR Tabelle 1

— Bemessungswert der Warmeleitféahigkeit A

— "Brandverhalten: normalentflammbar, (Baustoffklasse E nach DIN EN 13501-1)"
— Lagerbedingungen

Die Kennzeichnung nach der geltenden Fassung der Gefahrstoffverordnung bzw. der
CLP-Verordnung (EG) 1272/2008 ist zu beachten.

Ubereinstimmungsnachweis
Allgemeines

Die Bestatigung der Ubereinstimmung der Bauprodukte mit den Bestimmungen dieser allge-
meinen bauaufsichtlichen Zulassung muss fiir jedes Herstellwerk mit einem Ubereinstim-
mungszertifikat auf der Grundlage einer werkseigenen Produktionskontrolle und einer re-
gelméaRigen Fremdiberwachung einschliellich einer Erstprifung der Bauprodukte nach
MaRgabe der folgenden Bestimmungen erfolgen.

Fir die Erteilung des Ubereinstimmungszertifikats und die Fremdiiberwachung einschlieBlich
der dabei durchzufiihrenden Produktprifungen hat der Hersteller der Bauprodukte eine
hierfir anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierfiir anerkannte Uberwachungsstelle
einzuschalten.

Die Erklarung, dass ein Ubereinstimmungszertifikat erteilt ist, hat der Hersteller durch Kenn-
zeichnung der Bauprodukte, die Verpackung des Bauprodukts oder der Beipackzettel mit
dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) unter Hinweis auf den Verwendungszweck
abzugeben.

Im Rahmen des Ubereinstimmungsnachweises sind von der Zertifizierungsstelle auf der
Grundlage der vorhandenen Werte der Wéarmeleitfahigkeit A; nach der Norm DIN EN 13165
der Grenzwert der Warmeleitfahigkeit A gen, Nach Abschnitt 2.2 und der Bemessungswert der
Warmeleifahigkeit nach Abschnitt 3 festzulegen.

Der fur den jeweiligen Dammstoff festgelegte Grenzwert der Warmeleitfahigkeit Agren, SOWIE
der Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit A sind im Ubereinstimmungszertifikat anzu-
geben.

Dem Deutschen Institut far Bautechnik ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des von ihr
erteilten Ubereinstimmungszertifikats zur Kenntnis zu geben.

Werkseigene Produktionskontrolle

In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durchzu-
fuhren. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzunehmende
kontinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicherstellt, dass die
von ihm hergestellten Bauprodukte den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung entsprechen.

Im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle gelten die entsprechenden Regelungen
des Priif- und Uberwachungsplans, die Bestandteil dieser allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung sind.
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Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und auszu-
werten. Die Aufzeichnungen sind mindestens funf Jahre aufzubewahren und der fir die
Fremdiiberwachung eingeschalteten Uberwachungsstelle vorzulegen. Sie sind dem deut-
schen Institut fir Bautechnik und der zustandigen obersten Bauaufsichtsbehdrde auf Ver-
langen vorzulegen.

Fremduberwachung

In jedem Herstellwerk sind die werkseigene Produktionskontrolle und die Einhaltung der
Kennzeichnung durch eine Fremdiberwachung regelmafig zu tberprifen, mindestens je-
doch zweimal jahrlich.

Fur die im Rahmen der Fremdiberwachung durchgefiihrten Prifungen, Kontrollen und Aus-
wertungen gelten die beim Deutschen Institut fir Bautechnik hinterlegten Regelungen des
Pruf- und Uberwachungsplans, die Bestandteil dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulas-
sung sind.

Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremdiberwachung sind mindestens funf Jahre
aufzubewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Uberwachungsstelle dem
Deutschen Institut fur Bautechnik und auf Verlangen der zustédndigen obersten Bauauf-
sichtsbehérde vorzulegen.

Bestimmungen fur Entwurf und Bemessung

Allgemeines

Fur den Entwurf und die Bemessung gelten die Bestimmungen der allgemeinen bauaufsicht-
lichen Zulassung fir das jeweilige WDVS soweit im Folgenden nichts anderes bestimmt
wird.

Die PU-Platten nach Abschnitt 2.2 dirfen nur fir den in Abschnitt 1.2 genannten
Anwendungsbereich verwendet werden.

Die Bestimmungen des Abschnitts 4 sind zu beachten.

Die Bestimmungen der Zulassungen der zum Einsatz kommenden Dubel sind ggf. zu
beachten.

Standsicherheit

Der Nachweis der Standsicherheit der hier zugelassenen PU-Platten ist fir den in
Abschnitt 1.2 dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung genannten Anwendungs-
bereich sowie bei Ausfihrung nach Abschnitt 4 fir Geb&aude, beansprucht durch Winddruck
we (Windsoglast) gemaR Anlage 1, 2.1 und 2.2 und den folgenden Absatzen, erbracht
worden, sofern in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen des zur Anwendung
kommenden WDVS keine geringere Windsoglast w, zugelassen sind:

e W, = -2.2 kN/m? fur angeklebte PU-Platten auf Mauerwerk und Beton mit oder ohne Putz

e W, =(s. Anlage 1 bzw 2.1 und 2.2) fur angeklebte und durch Dibel befestigte PU-Platten
auf Mauerwerk und Beton mit oder ohne Putz

o W, =-2.2 kN/m? fir angeklebte PU-Platten auf flachigen Untergriinden (Plattenwerkstoffe)
im Holzbau

Der Nachweis der Standsicherheit der Dammstoffe — sofern nicht in dieser Zulassung ge-
regelt - ist zusammen mit dem Nachweis der Standsicherheit des zum Einsatz kommenden
WDVS zu fuhren.

Die Windlasten (Winddruck w,) ergeben sich aus den bauaufsichtlich eingefiihrten Tech-
nischen Baubestimmungen®.

Siehe: www.dibt.de unter der Rubrik >Geschéftsfelder< und dort unter >Bauregellisten/Technische
Baubestimmungen<

1.33.4-1455/4



elektronische kopie der abz des dibt: z-33.4-1455

Deutsches
Institut

far
Bautechnik

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Nr. Z-33.4-1455 Seite 7 von 8 | 14. Oktober 2016

3.2.1

3.2.2

3.3

3.4
34.1

3.4.2

3.5

759567.16

Geklebtes WDVS

Bei einer ausreichenden AbreiR3festigkeit der Wandoberflache von 0,08 N/mm? kénnen die
PU-Platten ausschlieBlich geklebt am Untergrund befestigt werden, sofern diese Befes-
tigungsart in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung fiir das WDVS geregelt ist.

Mit Dibeln mechanisch befestigtes WDVS und zuséatzlichem Klebemortel

Die Mindestdammstoffdicke betrédgt 60 mm, sofern in Anlage 1, 2.1 und 2.2 keine gréReren
Dicken gefordert werden.

Es durfen nur Diibel, die zur Befestigung von WDVS allgemein bauaufsichtlich zugelassen
sind und einen Dibeltellerdurchmesser von mindestens 60 mm haben, verwendet werden,
wobei die Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen fiir die Dibel zu
beachten sind. Alternativ dirfen auch Dibel mit europaischer technischer Zulassung oder
européaischer technischer Bewertung (ETA) verwendet werden, die einen Tellerdurchmesser
von mindestens 60 mm, eine Tragféhigkeit des Dibeltellers von mindestens 1,0 kN, eine
Tellersteifigkeit von mindestens 0,30 kN/mm haben und der Einbau oberflachenbindig mit
dem Dammstoff (unter dem Gewebe oder durch das Gewebe) erfolgt.

Fir die Mindestanzahl der erforderlichen Dibel gilt Anlage 1, fur die Anordnung der Dubel
gilt Anhang A der Norm DIN 55699:2005-02; alternativ konnen die Tragféhigkeitstabellen mit
den entsprechenden Diibelbildern geman Anlage 2.1 und 2.2 verwendet werden.

Schallschutz

Es gelten die Regelungen zum Schallschutz in den jeweiligen allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassungen fur WDVS.

Brandschutz

Dammstoffe

Die PU-Platten sind normalentflammbar.

WDVS

Die Eigenschaften zum Brandverhalten eines WDVS mit den hier geregelten Dammplatten
sind in den jeweiligen allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen der WDVS geregelt.

Die Eigenschaften zum Brandverhalten eines WDVS mit dem hier unter Abschnitt 4.1.2 be-
schriebenen Brandriegel sind in den jeweiligen allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen
der WDVS geregelt.

Warmeleitfahigkeit

Beim rechnerischen Nachweis des Warmedurchlasswiderstandes der Bauteile gilt fir die
Dammstoffe der Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit entsprechend der Norm
DIN V 4108-4°, Tabelle 2, Zeile 5.4, Kategorie Il, fur den nach Abschnitt 2.3.1 festgelegten
Grenzwert der Warmeleitfahigkeit Agren;.

Abweichend von diesen Regelungen durfen fur die Bestimmung des Bemessungswertes der
Warmeleitfahigkeit bei Verwendung von bestimmten Treibmitteln entsprechend der Bau-
regelliste A Teil 1*, Ifd. Nr. 5.8, die Zuschlagswerte Z nach der Bauregelliste A Teil 13,
Anlage 5.2, als Sicherheitsbeiwert verwendet werden.

Der Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit ist dann wie folgt zu bestimmen:

A = Agrenz - (1+2) Wi(m-K)
mit A Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit
Agrenz: Grenzwert der Warmeleitfahigkeit nach Abschnitt 2.2.2.1 jedoch

mit Werten der Warmeleitfahigkeit A; vor Alterung (Anfangswerte)

DIN V 4108-4:2007-06 Waérmeschutz und Energie-Einsparung in Gebauden; Teil 4: Warme- und feuchte-
schutztechnische Bemessungswerte

Bauregelliste A Teil 1, Ausgabe 2004/1; verdffentlicht in den "Mitteilungen" des Deutschen Instituts fir Bautechnik,

Sonderheft Nr. 30 vom 24. September 2004.
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4 Bestimmungen flr die Ausfiihrung
4.1 Eingangskontrolle der Bauprodukte

Fur die Bauprodukte nach Abschnitt 2.2 ist auf der Baustelle eine Eingangskontrolle der

Kennzeichnung gemaf Abschnitt 2.3.3 durchzufuhren.

4.2 Anwendung in WDVS
41.1 Als Dammstoff

Bei der Anwendung der PU-Platten in WDVS miussen der Anforderungsbereich und die
Verarbeitungshinweise der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung fir das jeweilige
WDVS eingehalten werden. Hierbei sind die speziellen Regelungen zu den Dibeln zu

beachten.

Die Verklebung der PU-Platten untereinander, um auf die erforderliche Dammestoffdicke des

WDVS zu kommen ist nicht zulassig.
4.1.2 Als Brandriegel oder Sturzschutz

Die PU-Platten durfen alternativ zu Brandriegeln oder Sturzschitzen aus Mineralwolle
verwendet werden. Sie missen hierzu 250 mm hoch sein und vollflachig mit einem mine-
ralischen Klebemdrtel auf dem Untergrund (der Wand) verklebt und ggf. zusatzlich verdiibelt
werden. Das WDVS muss mit einem mineralischen Unterputz mit einer Mindestauftrags-

menge von 3 kg/m?2 ausgefiihrt werden.

Anja Rogsch Beglaubigt
Referatsleiterin

759567.16
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Anlage 1

Die in der Tabelle aufgefiihrte Dubelanzahl pro m2 gilt unter den folgenden Bedingungen:

- die Dammstoffdicke bei oberflachenbindiger Montage der Dibel muss mindestens 60 mm betragen,
- der Dubelteller-Durchmesser muss mindestens 60 mm betragen
- die Dammplatten mussen Abmessungen von 1000 mm x 500 mm haben.

Dammstoff- Dibellast- Winddruck w, bis
dicke klasse [KN/m?2]
[mm] [KN/Dubel] | -0,35 | -0,56 | -0,77 | -1,00 | -1,60 -2,20
60 < d <100’ >0,15 4 4 6 8 10 14
>100" >0,20 4 4 4 6 5 12

mindestens

mindestens

- 80 mm bei einer Schneidblechtiefe von 5 mm und

- 100°mm bei einer Schneidblechtiefe von 20 mm betragen

(Zur Definition des Schneidbleches siehe Anhang 2 der ETA-04/0023, Geltungsdauer vom 26.03.2012)
**  Die Dammestoffdicke bei versenkter Montage des Dibels EJOT STR U und EJOT STR U 2G muss

- 120 mm bei einer Schneidblechtiefe von 5 mm und
- 140°mm bei einer Schneidblechtiefe von 20 mm betragen
(Zur Definition des Schneidbleches siehe Anhang 2 der ETA-04/0023, Geltungsdauer vom 26.03.2012)

*  Die Dammstoffdicke bei versenkter Montage des Dibels EJOT STR U und EJOT STR U 2G muss
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Nr. Z-33.4-1455 vom 14. Oktober 2016

Tragfahigkeitstabellen

Deutsches
Institut

fur
Bautechnik

Anlage 2.1

Dammplatten der Abmessungen max. 1000 mm x 500 mm, GrofR3e < 0,50 m2,
Dammstoffdicken 60 mm < d < 300 mm
— Restdammstoffdicke unterhalb der Dubelteller: 60 mm

Schema tatsachliche
Dubel auf Dlbelmenge Diibel- zulassige System-
Platten- Dubelanordnung auf Windsogtragfahigkeit
" Lastklasse - .
flachen . (Windsogwiderstand)
und -fugen Flache | Fuge
[Dibel/m?] [Dibel/m?] [KN] [kN/m?2]
>0,150 0,600
4-0/4 0 4 0,133 0,532
0,100 0,400
> 0,200 1,000
0,150 0,900
6-2/4 2 4
0,133 0,798
0,100 0,600
> 0,200 1,400
0,150 1,200
8-4/4 4 4
0,133 1,064
0,100 0,800
> 0,200 1,700
0,150 1,500
10-4/6 4 6
0,133 1,330
0,100 1,000
> 0,200 2,100
0,150 1,800
12-6/6 6 6
0,133 1,596
0,100 1,200
> 0,150 2,10
14-10/4 10 4 0,133 1,862
0,100 1,400
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Deutsches
Nr. Z-33.4-1455 vom 14. Oktober 2016 lnst':lft
iir

Bautechnik

Tragfahigkeitstabellen Anlage 2.2

Dammplatten der Abmessungen max. 1000 mm x 500 mm, GrofR3e < 0,50 m2,
Dammstoffdicken 100 mm < d < 300 mm — Restdammstoffdicke unterhalb der Dibelteller: 100 mm

Schema tatséchliche
Dubel auf Dubelmenge Diibel- zulassige System-
Platten- Dubelanordnung auf Windsogtragfahigkeit
- Lastklasse . X
flachen . (Windsogwiderstand)
und -fugen Flache | Fuge
[Duibel/m?] [Duibel/m?] [kN] [KN/m?]
> 0,200 0,800
0,167 0,668
0,150 0,600
4-0/4 0 4 0,133 0,532
0,100 0,400
> 0,250 1,300
0,200 1,200
0,167 1,002
6-2/4 2 4 0,150 0,900
0,133 0,798
0,100 0,600
> 0,250 1,800
0,200 1,600
0,167 1,336
8-4/4 4 4 0,150 1,200
0,133 1,064
0,100 0,800
> 0,250 2,200
0,200 2,000
0,167 1,670
10-4/6 4 6 0,150 1,500
0,133 1,330
0,100 1,000
> 0,200 2,200
0,167 2,004
0,150 1,800
12-6/6 6 6 0,133 1,596
0,100 1,200
Die Dammstoffdicke bei versenkter Montage des Dubels EJOT STR U und EJOT STR U 2G muss mindestens
- 120 mm bei einer Schneidblechtiefe von 5 mm und
- 140°mm bei einer Schneidblechtiefe von 20 mm betragen
(Zur Definition des Schneidbleches siehe Anhang 2 der ETA-04/0023, Geltungsdauer vom 26.03.2012)
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