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ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit
des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die flr die Durchflhrung von
Bauvorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und
Bescheinigungen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter,
insbesondere privater Schutzrechte, erteilt.

Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter
gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", dem Verwender bzw. Anwender
des Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur
Verfugung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauaufsichtliche
Zulassung an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten
Behorden Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfigung zu stellen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollstandig vervielfaltigt werden. Eine
auszugsweise Vertffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fir
Bautechnik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dirfen der allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung nicht widersprechen. Im Falle von Unterschieden zwischen der
deutschen Fassung der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung und ihrer englischen
Ubersetzung hat die deutsche Fassung Vorrang. Ubersetzungen der allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung missen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fir Bautechnik
nicht gepriifte Ubersetzung der deutschen Originalfassung" enthalten.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung koénnen nachtraglich erganzt und geandert
werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.
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Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

Zulassungsgegenstand

Die Dachkonstruktionen bestehen aus den Bauplatten Typ imacover Onda 177
- "Dachplatten” genannt- und ihren Befestigungen. Die Dachplatten sind sinusformig
profilierte, 49 mm hohe und 1110 mm breite Platten aus Polimglass-Kunststoff. Sie liegen
auf tragenden Unterkonstruktionen auf, die rechtwinklig zur Profilierung der Platten
angeordnet sind und dirfen an den Langsrandern durch Uberlappung gestoRen werden.

Die Befestigung wird mit Kalotten, Dichtungen und Schrauben ausgefunhrt.

Anwendungsbereich

Die Dachplatten diirfen als Dach fir allseitig offene oder geschlossene Bauwerke, fur die die
Energieeinsparverordnung (EnEV) nicht gilt, verwendet werden. Sie dirfen zu beliebig
grol3en Flachen Uber rechteckigem Grundriss zusammengesetzt werden. Die Dachneigung

muss mindestens 9 % (2 5°) betragen.
Die Dachplatten sind nicht betretbar. Sie sind normalentflammbar (DIN 4102'-B2).

Die Dachplatten sind nicht widerstandsfahig gegen Flugfeuer und strahlende Warme nach
DIN 4102-7* (weiche Bedachung).

Bestimmungen fir die Bauprodukte

Allgemeines

Die Dachkonstruktionen (die Bauart) und ihre Komponenten (die Bauprodukte) missen den
Besonderen Bestimmungen und den Anlagen dieses Bescheids sowie den beim Deutschen
Institut fir Bautechnik hinterlegten Angaben entsprechen.

Eigenschaften und Zusammensetzung

Dachplatten

Die Dachplatten werden im Extrusionsverfahren von der Fa. tecno imac spa hergestellt. Sie
missen aus Polimglass-Kunststoff bestehen.

Die Dachplatten missen die Anforderungen entsprechend Abschnitt 2.4.2.1 einhalten und
die Anforderungen der Baustoffklasse B2 nach DIN 4102-1, Abschnitt 6.2 erfullen (s. hierzu
Abschnitt 3.2).

Befestigungsmittel

Fur die Befestigung der Dachplatten sind folgende Befestigungsmittel zu verwenden:
Kalotten

a) Stahlkalotten

Die Kalotten miissen aus feuerverzinktem Bandstahl DX 51 D + Z 100 nach DIN EN 10346°
bestehen. Sie sind zusétzlich in der Farbe der Oberflache der Dachplatten lackiert. Die
Abmessungen missen den Angaben der Anlage 3.1 entsprechen.

DIN 4102-1:1998-05 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen — Teil 1: Baustoffe; Begriffe,
Anforderungen und Prifungen

DIN 4102-7:1998-07 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen — Teil 7: Bedachungen; Begriffe,
Anforderungen und Prifungen

DIN EN 10346:2015-10 Kontinuierlich ~ schmelztauchveredelte  Flacherzeugnisse aus Stahl zum

Kaltumformen — Technische Lieferbedingungen

1.10.9-406/3
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b) Kunststoffkalotten

Die Kunststoffkalotten bestehen aus thermoplastischen Elastomeren (TPE).
Die Abmessungen missen den Angaben der Anlage 3.2 entsprechen.
Dichtungen

Unter den Stahlkalotten werden Dichtungen aus EPDM nach DIN 7863-1" mit einer
Shore-A-Harte von 60 + 5 nach DIN EN ISO 868° angeordnet.

Die Abmessungen missen Anlage 3.1 entsprechen.

Schrauben

Es sind Schrauben nach allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Nr. Z-14.1-4, Anlagen 4.1
bis 4.13 und 4.22 bis 4.25 zu verwenden.

Herstellung, Transport, Lagerung und Kennzeichnung

Herstellung

Die Komponenten nach Abschnitt 2.2.1 bis 2.2.2 sind werkseitig herzustellen.

Die Dachplatten werden im Extrusionsverfahren kontinuierlich hergestellt und auf Lange
geschnitten.

Transport und Lagerung

Alle fir die Dachkonstruktion eines Bauvorhabens erforderlichen Komponenten nach
Abschnitt 2.2 sind vom Antragsteller zu liefern bzw. liefern zu lassen. Transport und
Lagerung der Komponenten der Dachkonstruktion dirfen nur nach Anleitung des
Antragstellers erfolgen.

Kennzeichnung

Die Komponenten gemald Abschnitt 2.2 oder deren Verpackung oder deren Lieferschein
miissen vom jeweiligen Hersteller mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) nach den
Ubereinstimmungszeichen-Verordnungen der Lander gekennzeichnet werden. Zusétzlich
sind folgende Angaben auf den Dachplatten anzubringen:

o Baustoffklasse normalentflammbar (DIN 4102-B2)

Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 2.4 zum
Ubereinstimmungsnachweis erfillt sind.

Ubereinstimmungsnachweis
Allgemeines
Ubereinstimmungsnachweis durch Zertifikat

Die Bestatigung der Ubereinstimmung der Dachplatten nach Abschnitt 2.2.1 mit den
Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss fur jedes Herstellwerk
mit einem Ubereinstimmungszertifikat auf der Grundlage einer werkseigenen Produktions-
kontrolle und einer regelmafigen Fremdiberwachung einschlie3lich einer Erstprifung der
Dachplatten nach Mal3gabe der folgenden Bestimmungen erfolgen.

Fur die Erteilung des Ubereinstimmungszertifikats und die Fremdiiberwachung einschlieRlich
der dabei durchzufihrenden Produktprifungen hat der Hersteller der Dachplatten eine
hierfiir anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierfir anerkannte Uberwachungsstelle
einzuschalten.

Dem Deutschen Institut far Bautechnik ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des von ihr
erteilten Ubereinstimmungszertifikats zur Kenntnis zu geben.

DIN 7863-1:2011-10 Elastomer-Dichtprofile fir Fenster und Fassade - Technische Lieferbedingungen -
Teil 1: Nichtzellige Elastomer-Dichtprofile im Fenster- und Fassadenbau
DIN EN ISO 868:2003-10 Kunststoffe und Hartgummi - Bestimmung der Eindruckhéarte mit einem Durometer

(Shore-Hérte)

1.10.9-406/3



elektronische kopie der abz des dibt: z-10.9-406

Deutsches
Institut

far
Bautechnik

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Nr. Z-10.9-406 Seite 5von 12 | 18. Mai 2017

24.1.2

24.2

2421

759884.15

Ubereinstimmungsnachweis durch Herstellererklarung mit Erstpriifung

Die Bestatigung der Ubereinstimmung der Komponenten nach Abschnitt 2.2.2, mit
Ausnahme der Schrauben, mit den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung muss fiir jedes Herstellwerk mit einer Ubereinstimmungserklarung des jeweiligen
Herstellers auf der Grundlage einer werkseigenen Produktionskontrolle und einer
Erstprifung des Bauprodukts durch eine hierfir anerkannte Prifstelle erfolgen.

Werkseigene Produktionskontrolle

In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durch-
zufuhren. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzunehmende
kontinuierliche Uberwachung der Produkte verstanden, mit der dieser sicherstellt, dass die
von ihm hergestellten Bauprodukte den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung entsprechen.

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und auszu-
werten. Die Aufzeichnungen mussen mindestens folgende Angaben enthalten:

e Bezeichnung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials und der Bestandteile
e Art der Kontrolle oder Prifung

o Datum der Herstellung und der Prifung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials
oder der Bestandteile

e Ergebnis der Kontrollen und Prifungen und soweit zutreffend Vergleich mit den
Anforderungen

o Unterschrift des fir die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen.
Die Aufzeichnungen sind mindestens funf Jahre aufzubewahren und der fur die Fremd-
tiberwachung eingeschalteten Uberwachungsstelle vorzulegen. Sie sind dem Deutschen
Institut flr Bautechnik und der zustandigen obersten Bauaufsichtshehorde auf Verlangen
vorzulegen.

Bei ungenigendem Prifergebnis sind vom Hersteller unverziglich die erforderlichen
MafRnahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Bauprodukte, die den Anforderungen
nicht entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit Ubereinstimmenden
ausgeschlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch mdglich und
zum Nachweis der Mangelbeseitigung erforderlich - die betreffende Prifung unverziglich zu
wiederholen.

Im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle sind mindestens die folgenden
Prufungen durchzufiihren:

Dachplatten

Die Polimglass-Formmasse fir die Herstellung der Dachplatten ist einer Eingangskontrolle
zu unterziehen. Hierzu hat sich der Hersteller der Dachplatten vom Hersteller der Form-
masse durch Werkszeugnis nach DIN EN 10204° bestéatigen zu lassen, dass die gelieferte
Formmasse mit dem in Abschnitt 2.2.1 geforderten Baustoff Ubereinstimmt.

Der Hersteller der Dachplatten muss mindestens einmal je 750 m produzierter Plattenlange,
mindestens jedoch dreimal arbeitstéglich, folgende Prifungen durchfihren. Die notwendigen
Prifkérper sind entsprechend Anlage 4 zu entnehmen.

e Abmessungen

Die Einhaltung der in der Anlage 2 angegebenen Abmessungen ist fir jede Profilteilung
br zu Uberprifen. Die angegebenen MaRe sind Mittelwerte, Einzelwerte dirfen die
angegebenen zulassigen Abweichungen nicht Uberschreiten. Fur die Messungen der
Hohen- und Breitenmalie ist eine Vorrichtung nach Anlage 5 zu verwenden.

DIN EN 10204:2005-01 Metallische Erzeugnisse - Arten von Prifbescheinigungen

1.10.9-406/3
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Gewicht

Das Gewicht der Dachplatten ist mit einer Waage der Messgenauigkeit + 1 g zu ermitteln.
Der in Anlage 2 angegebene Wert darf von keinem Einzelwert unterschritten werden.

e Fallversuche

Ein Prufkdrper ist mindestens 1 h in einem geeigneten Temperiergerat bei einer
Temperatur von -20+ 3 °C zu lagern. Innerhalb von 15s nach Entnahme aus dem
Temperiergerat ist der Prufkdrper mittig mit einem fallenden Gewicht zu beanspruchen.
Die Kuppe des Fallgewichts muss kugelférmig mit einem Radius von 25 mm sein.
Prufkérperabmessungen, -anordnung, die Masse des Fallgewichts und die Fallhdhe sind
Anlage 7 zu entnehmen. Bei 10 Versuchen dirfen héchstens einmal Risse oder Bruch-
stellen im Profil zu finden sein.

¢ Biegeversuch

An einem Prifkorper ist ein Dreipunktbiegeversuch entsprechend den Bedingungen der
Anlage 6 durchzufuhren. Unter der angegebenen Biegekraft darf kein Einzelwert der
Durchbiegung s groR3er als der zulassige Hochstwert nach 0,1 h Belastungsdauer gemarf
Anlage 6 sein. Die Biegekraft ist stol3frei Uber Holzklétze in die gezogenen Rippen
einzuleiten.

¢ MalRanderung nach Warmlagerung

Die MaRRanderung parallel und senkrecht zur Extrusionsrichtung ist an einem Prifkorper
folgendermal3en zu ermitteln (s. Anlage 7):

Auf dem Prifkorper werden Messmarken so angebracht, dass ihre Verbindungslinie
parallel bzw. senkrecht zur Profilierung verlauft. Der Abstand der Messmarken ist auf
0,1 mm genau zu messen. Der Prifkérper wird anschlie3end in einem Warmeschrank mit
zwangslaufiger Durchluftung bei 60 + 2 °C auf einer Glasplatte gelagert. Nach 60 min,
gerechnet vom Zeitpunkt, zu dem die Temperatur des Warmeschrankes 60+ 2 °C
erreicht hat, ist der Prifkdrper herauszunehmen und zur Abkihlung 10 min bei Normal-
klima nach DIN EN ISO 291'- 23/50, Klasse 2 zu lagern. AnschlieBend werden die
Abstdnde zwischen den Messmarken erneut gemessen und die Langenénderung in %
der Ausgangslange errechnet. Einzelwerte dirfen die in Anlage 7 angegebenen Werte
nicht tberschreiten.

o Warmebestandigkeit

Alle 750 m produzierter Plattenlange ist ein Prifkérper entsprechend den Bedingungen
bei der Prufung der MaRanderung nach Warmlagerung 30 min. bei einer Temperatur von
60 + 3 °C zu lagern (s. Anlage 7). Anschliel3end wird die Temperatur im Warmeschrank
in Abstanden von 5 min. solange um jeweils 5 °C erhoht, bis die Profilmitte die Glasplatte
berthrt. Diese Temperatur, bei der das Profil seine Formstabilitdt verliert, darf den in
Anlage 7 angegebenen Wert nicht unterschreiten.

e Uber- oder Unterschreitung der geforderten Werte

Werden bei den Prifungen des Gewichts und der Warmebestandigkeit kleinere sowie der
MaR&anderung nach Warmlagerung und beim Biegeversuch grof3ere Werte ermittelt als
gefordert sind, kdnnen in der zweiten Stufe die fortgeschriebenen Werte der Produktions-
streuung benutzt werden, um unter Berlcksichtigung des grof3en Stichprobenumfangs
die 5 %-Quantile bzw. 95 %-Quantile zu bestimmen. Die Quantile darf nicht kleiner bzw.
groRer als der jeweils geforderte Wert sein, sonst muss das Bauteil als nicht brauchbar
ausgesondert werden. Der Wert zur Berechnung der Quantilen darf in den genannten
Fallen zu k = 1,65 angenommen werden.

DIN EN ISO 291:2008-08 Kunststoffe - Normalklimate fir Konditionierung und Prifung

759884.15 1.10.9-406/3
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Kalotten und Dichtungen

Die Eigenschaften der 0.g. Bauteile sind einer Eingangskontrolle zu unterziehen. Hierzu hat
der Verarbeiter sich vom Hersteller durch ein Werkszeugnis gemaR DIN EN 10 204°
bestatigen zu lassen, dass die Eigenschaften der gelieferten Bauteile mit den in
Abschnitt 2.2.2 (auBer Abschnitt 2.2.2.3) geforderten Eigenschaften tbereinstimmen.

Der Hersteller der Kalotten und Dichtungen muss mindestens dreimal arbeitstaglich die
Einhaltung den in Anlage 3 angegebenen Abmessungen kontrollieren.

Erstprifung der Bauprodukte durch eine anerkannte Priifstelle

Im Rahmen der Erstprifung sind die im Abschnitt 2.2 (aul3er Abschnitt 2.2.2.3) genannten
Produkteigenschaften zu prifen.

Fremduberwachung

In jedem Herstellwerk der Dachplatten ist die werkseigene Produktionskontrolle durch eine
Fremdiberwachung regelmafig, mindestens zweimal jahrlich zu Gberprufen.

Im Rahmen der Fremdiberwachung ist eine Erstprifung der Dachplatten durchzufiihren,
sind Proben fir Prifungen gemald Abschnitt 2.4.2.1 zu entnehmen und zu prifen und
kénnen auch Proben fur Stichprobenprifungen entnommen werden. Die Probenahme und
Prufungen obliegen jeweils der anerkannten Stelle.

Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremdiberwachung sind mindestens funf Jahre
aufzubewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Uberwachungsstelle dem
Deutschen Institut fur Bautechnik und der zustéandigen obersten Bauaufsichtsbehérde auf
Verlangen vorzulegen.

Bestimmungen fur Entwurf und Bemessung

Tragfahigkeit und Gebrauchstauglichkeit
Allgemeines

Die Ausflihrung der Dachkonstruktion, die Anordnung und Befestigung der Dachplatten nach
Abschnitt 2.2.1 mussen entsprechend den Anlagen 1 bis 3 erfolgen. Die Angaben zur
Ausfuhrung (siehe Abschnitt 4) sind einzuhalten.

Sofern in den folgenden Abschnitten nichts anderes bestimmt ist, sind alle erforderlichen
statischen Nachweise auf der Grundlage der bauaufsichtlich eingeflihrten Technischen
Baubestimmungen® zu filhren.

Die Standsicherheit ist fir den Grenzzustand der Tragfahigkeit (GZT)
Eq <Ry
und fur den Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit (GZG)
Eq<Cy
nachzuweisen.
Eq: Bemessungswert der Einwirkung
Rq: Bemessungswert des Bauteilwiderstandes fuir den Nachweis der Tragfahigkeit

Cq: Bemessungswert des Bauteilwiderstandes fur den Nachweis der Gebrauchstaug-
lichkeit

Die SchnittgroRen fur die Nachweise bezlglich der Grenzzustande der Tragféhigkeit bzw.
der Gebrauchstauglichkeit sind linear elastisch zu berechnen. Ein FlieBen des Werkstoffs
darf nicht angesetzt werden.

DIN EN 10204:2005-01 Metallische Erzeugnisse - Arten von Priifbescheinigungen
Siehe: www.dibt.de unter der Rubrik >Geschaftsfelder< und dort unter >Bauregellisten/Technische
Baubestimmungen<

1.10.9-406/3
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Die Beanspruchungsrichtung "Auflastbeanspruchung" und "abhebende Beanspruchung" ist
Anlage 1.1 zu entnehmen.

Der Nachweis der Dachkonstruktion, bestehend aus den Dachplatten sowie deren
Befestigungen untereinander und mit der Unterkonstruktion ist im Einzelfall zu fuhren.

Die Dachplatten durfen nicht zur Aussteifung der Unterkonstruktion herangezogen werden.

Werden an die Dachkonstruktion Anforderungen zur Durchsturzsicherung gestellt, sind
weitere Nachweise erforderlich.

Bei Lastannahmen aus Schnee ist eine mdgliche Schneesackbildung, auch infolge der
Durchbiegung, zu bertcksichtigen.

Die Einleitung der Zugkrafte der Befestigungsmittel in die Unterkonstruktion ist gesondert
nachzuweisen. Die Ableitung der Eigen- und Schneelasten tber die Befestigungsmittel ist
nicht zulassig, diese Lasten sind an der Traufe Uber geeignete Konstruktionen abzufangen.

Bemessungswerte der Einwirkungen, Eqg

Die charakteristischen Werte der Einwirkungen Ey, die Teilsicherheitsbeiwerte yz und die
Beiwerte y sind den bauaufsichtlich eingefiihrten Technischen Baubestimmungen® zu
entnehmen. Die Einwirkung aus Eigenlast der Dachplatten darf fir den Nachweis der
Tragfahigkeit (GZT) vernachlassigt werden. Der charakteristische Wert der Eigenlast beim
Nachweis der Durchbiegung ist der Anlage 2 zu enthehmen bzw. gemaR Abschnitt 3.1.4
anzusetzen.

Nutzlasten sind nicht zulassig.

Der Bemessungswert der Einwirkung ergibt sich aus den charakteristischen Werten der
Einwirkungen unter Berticksichtigung der Teilsicherheitsbeiwerte yg, der Beiwerte y und der
Einflussfaktoren der Einwirkungsdauer K; bzw. C;. Es ist zwischen Sommerlastfall und
Winterlastfall zu unterscheiden.

Fir die im Sommerlastfall zu berticksichtigenden Auswirkungen aus Wind und Temperatur
darf der in DIN EN 1990/NA™ definierte y-Beiwert angesetzt werden. Bei der Bemessungs-
situation in der der Wind als dominierende veranderliche Einwirkung angesetzt wird, darf der
y-Beiwert beim Bemessungswert des Bauteilwiderstandes Ry (siehe Abschnitt 3.1.3) bertick-
sichtigt werden.

Die Einwirkungen Ey sind unter Bertcksichtigung der Einwirkungsdauer lastbezogen durch
Multiplikation mit den Einflussfaktoren K, bzw. C;zu erhéhen.

Tabelle 1
Lasteinwirkung Dauer der Lasteinwirkung Kt Ci
Wind sehr kurz 1,00 1,00
Schnee als aulzergewdhnliche e
Schneelast im norddeutschen Tiefland kurz; bis eine Woche 1,50 1,20
Schnee mittel; bis drei Monate 1,80 1,25
Eigengewicht standig 2,30 1,40

Bemessungswerte der Bauteilwiderstdnde, Ry fir den Nachweis der Tragfahigkeit
(GZT)

Die Bemessungswerte der Bauteilwiderstdnde Ry ergeben sich aus dem charakteristischen
Wert des Bauteilwiderstandes Ry unter Beriicksichtigung des Materialsicherheitsbeiwertes
vm, des Einflussfaktoren fir Medieneinfluss K, C, und der Einflussfaktoren fir Umgebungs-
temperatur Kg, Cq wie folgt:

DIN EN 1990/NA:2010-12 Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter - Eurocode: Grundlagen der
Tragwerksplanung
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Bemessungswiderstand fir festigkeitsbedingtes Versagen:

R
Ry = k.
vr Ky oKy
Bemessungswiderstand fiir verformungsbedingtes Versagen:
R
Rd = —k
Ymr - Cu - Co

Folgende Materialsicherheitsbeiwerte sind in Abhéngigkeit der Schadensfolgeklasse (CC)
gemal DIN EN 1990 anzusetzen:

Tabelle 2
Schadensfolgeklasse | Materialsicherheitsbeiwert yyr | Materialsicherheitsbeiwert yyc
CCl1 1,25 1,09
CC2 1,30 1,13
Folgende Einflussfaktoren sind anzusetzen:
Tabelle 3
Einflussfaktoren flr Medieneinfluss und Alterung Ky =C,=1,05
) im Sommer Kg = 1,45 Co=1,55
Einflussfaktoren fiir Temperatur -
Im Winter Kg=Cg=1,00

Bei der Bemessungssituation in der der Wind als dominierende veranderliche Einwirkung
berticksichtigt wird, darf im Sommerlastfall die Abminderung des Bauteilwiderstandes aus
Temperatur mit dem y-Beiwert reduziert werden. Fur diese Bemessungssituation darf der
Einflussfaktor fir Temperatur mit Kg'=1+wy - (Kg.1,0) bzw. Cg' =1+ y-(Cgy.1,0)
angesetzt werden.

Die charakteristischen Werte des Bauteilwiderstandes R, sind Tabelle 4 bzw. den darin

genannten Anlagen zu entnehmen. Die Berechnung des Bemessungswiderstandes Ry muss
in Abhangigkeit von der Versagensart erfolgen.

Tabelle 4
Charakteristischer Versagensart
Bemessungswiderstand Rq flr Bauteilwiderstand festigkeits- | verformungs-
R bedingt bedingt
Feldmomente Mgrk = 0,838 KNm/m - X
Interaktion Stitzmomente und
Auflagerkréafte/ geman Anlage 8.1 X -
Auflastbeanspruchung
Interaktion Stitzmomente und
Auflagerkrafte/ gemal Anlage 8.2 - X
abhebende Beanspruchung
Auflagerkraft am Endauflager/ _ _
Auflastbeanspruchung Faposk = 4,81 kN/m X
Auflagerkraft am Endauflager/ _ i
abhebende Beanspruchung Fanegr x = 3,23 kN/m X

1.10.9-406/3
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Begrenzung der Durchbiegung (GZG)
Der Bemessungswert des Bauteilwiderstandes Cqy ergibt sich aus der Begrenzung der
Durchbiegung fgq° . Der Nachweis ist fiir gleichméaRig verteilte Lasten unter der Annahme

eines linear-elastischen Werkstoffverhaltens wie folgt zu fuhren:
GZG

Ed
e Y
f£4° :Bemessungswert der Durchbiegung infolge Einwirkung
feq :Bemessungswert der Begrenzung der Durchbiegung
Als effektive Biegesteifigkeiten darf E - | = 5000 Nm2/m angesetzt werden:

Das Eigengewicht darf mit ge = 0,06 kN/m2 angesetzt werden.
Der Bemessungswert der Begrenzung der Durchbiegung ergibt sich mit

R e

' Cu-Co Tme
Die Begrenzung der Durchbiegung (fy) ist so festzulegen, dass die ordnungsgemafe
Funktion nicht beeintrachtigt wird (keine Wassersacke entstehen oder Wasser durchdringt).

Die Materialsicherheitsbeiwerte in Abhangigkeit der Schadensfolgeklasse (CC) geméan
DIN EN 1990 sind nach Abschnitt 3.1.3, Tabelle 2 anzusetzen.

Die Einflussfaktoren fiir Medieneinfluss und Alterung C, sowie fir Umgebungstemperatur Cg
sind nach Abschnitt 3.1.3, Tabelle 3 anzusetzen.

Schraubenkopfauslenkung
Die Ableitung der Schraubenkréfte in die Unterkonstruktion ist nachzuweisen.

Fir die auftretenden Temperaturdifferenzen ist nachzuweisen, dass die Schraubenkopf-
auslenkungen infolge der Temperaturausdehnungen der Dachplatten die angegebenen
Maximalwerte in Anlage 1 nicht Uberschreiten.

Als Warmedehnzahl der Dachplatten darf angenommen werden:
ar=50-10° K"
Brandschutz

Die Dachplatten sind normalentflammbar (Baustoffklasse B2 nach DIN 4102-1). Sie missen
zu flachigen Baustoffen einen Abstand von mindestens 40 mm einhalten.

Dachkonstruktionen mit Dachplatten gemafl Abschnitt 2.2.1 sind nicht widerstandsfahig
gegen Flugfeuer und strahlende Warme nach DIN 4102-7 (weiche Bedachung).
Warmeschutz

Fur den Nachweis des Warmeschutzes gilt DIN 4108-2"*.

Schallschutz
Fir den Nachweis des Schallschutzes gilt DIN 4109-1".

DIN 4108-2:2013-2 Warmeschutz und Energie-Einsparung in  Gebduden - Teil2: Mindest-
anforderungen an den Warmeschutz
DIN 4109-1:2016-7 Schallschutz im Hochbau — Teil 1: Mindestanforderungen

1.10.9-406/3
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Bestimmungen fir die Ausfiihrung

Allgemeines

Die Dachplatten didrfen nur von Firmen eingebaut werden, die die dazu erforderliche
Erfahrung haben. Beim Transport oder bei der Lagerung beschadigte Bauteile dirfen nicht
eingebaut werden.

Die Dachplatten sind nicht betretbar. Sie dirfen zu Montagezwecken von Einzelpersonen
nur mit Hilfe von parallel zur Spannrichtung der Dachplatten Uber die Unterkonstruktion
verlegten Laufbohlen betreten werden.

Die Dachplatten durfen mit Bauteilen aus gleichen oder anderen Baustoffen hintereinander
oder Ubereinander nur angeordnet werden, wenn kein Warmestau zwischen den Elementen
auftreten kann.

Es ist eine Mindestneigung des Daches von 5° notwendig. Die Montagefirmen haben den
Zusammen- bzw. Einbau der Dachplatten nach den Anweisungen des Antragstellers und
entsprechend den Bestimmungen dieses Bescheids vorzunehmen.

Der planméaRige Kontakt der Dachplatten mit chemischen Substanzen, die die Bestandigkeit
der Dachplatten reduziert, ist zu vermeiden.

Anforderungen an den Antragsteller und die ausfihrende Firma
— Antragsteller

Der Antragsteller ist verpflichtet, alle mit Entwurf und Ausfuhrung der Dachkonstruktion
betrauten Personen uber die Besonderen Bestimmungen dieser allgemeinen bauauf-
sichtlichen Zulassung und alle fur eine einwandfreie Ausfihrung der Bauart erforderlichen
weiteren Einzelheiten zu informieren.

— Ausfuihrende Firma (Unternehmer)

Das Fachpersonal der ausfiihrenden Firma hat sich Uber die Besonderen Bestimmungen
dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung sowie Uber alle fir eine einwandfreie
Ausfuhrung der Bauart erforderlichen weiteren Einzelheiten beim Antragsteller zu
informieren.

Die ausfuhrende Firma hat gemald Anlage 9 die zulassungsgerechte Ausflihrung der
Dachkonstruktion zu bestatigen.

Diese Bestatigung ist in jedem Einzelfall dem Bauherrn flir die Bauakte zu tberreichen.

Eingangskontrolle der Komponenten

Fur die Komponenten nach Abschnitt 2.2 ist auf der Baustelle eine Eingangskontrolle der
Kennzeichnung gemaf Abschnitt 2.3.3 bzw. gemafl der Schraubenzulassung (allgemeine
bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z-14.1-4) durchzufihren.

Montage

Bei der Montage werden die Dachplatten auf die vormontierte Unterkonstruktion aufgelegt
und mit Kalotten, Dichtungen und Schrauben gemaf Anlage 1 an jeder zweiten Rippe daran
befestigt.

Die Dachplatten kdnnen am Langsrand (parallel zur Profilierung) geman Anlage 1, Detail A,

gestoRen werden. Jeder nicht gestoliene Langsrand ist mindestens in den Viertelpunkten
zwischen den Auflagern unterstitzend mit der Unterkonstruktion zu verbinden.

Die Auflager missen eine Mindestbreite von 40 mm haben. Die Befestigungsmittel miissen
vom Dachplattenrand einen Abstand von mindestens 50 mm einhalten (s. Anlage 1).

Anschliisse miussen so ausgebildet werden, dass Feuchtigkeit nicht eindringen kann. Die
Ausbildung dieser Anschlusse ist in jedem Einzelfall zu beurteilen.

1.10.9-406/3
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Bestimmungen fir Nutzung, Unterhaltung und Wartung

Bei der Wartung der Dachplatten ist fur die Betretbarkeit der Abschnitt 4.1 sinngeméaR anzu-
wenden. Im Rahmen der Zustandskontrolle der Dachplatten durch den Bauherrn sind nach
vier Jahren und dann im Abstand von zwei Jahren die Dachplatten auf ihren &uf3eren
Zustand zu uberprufen. Werden Risse, starke Verfarbungen oder Verformungen festgestellt,
ist in Abstimmung mit dem Antragsteller ein Sachverstandiger hinzuzuziehen.

Renée Kamanzi-Fechner Beglaubigt
Referatsleiterin

759884.15
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Anlage 3.1 Maximale Schraubenkopfauslenkung
) Unterkonstruktion aus Stahl: 3,0 mm
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Anlage 3.1 —
Hinweis:
Die nicht gestoRenen Langsrander
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Dachkonstruktionen mit Imac - Dachplatten Typ imacover Onda 177

Profilplatte: "imacover" Typ Onda 177, Befestigungsschema Stahlkalotte

Anlage 1.1
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Detail B Schraube und Scheibe E- X BZ 6,3 x L
allg. bauaufs. Zul.
Kunststoffkalotte Nr. Z-141-4 Anlage 4.8
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Dachkonstruktionen mit Imac - Dachplatten Typ imacover Onda 177

Profilplatte: "imacover" Typ Onda 177, Befestigungsschema Kunststoffkalotte

Anlage 1.2
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Dachkonstruktionen mit Imac - Dachplatten Typ imacover Onda 177

Stahlkalotte und Dichtung Anlage 3.1
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Dachkonstruktionen mit Imac - Dachplatten Typ imacover Onda 177
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Belastungsgewicht:
Hohlprofil 30x30x3-St 37-2
Lange 1100 mm
Gewicht 2,7 kg
Dachkonstruktionen mit Imac - Dachplatten Typ imacover Onda 177
Anlage 5

MeRvorrichtung fur die Ermittlung der KontrolimaRle
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Fallversuch MaRanderung nach Warmlagerung
Prifbedingungen :
~Temperatur des 20°C+3°C /\-/\
Priifkérpers '
Glasplatte — 354 -—
-Fallgewicht G=600g
zylindrisch mit |
kugelférmiger
Kuppe R =25 mm ‘
o o
-Fallhéhe h.F = 1000 mm & 8
Anforderung : !
Bei 10 Versuchen duirfen héchstens Y
einmal Risse oder Bruchstellen im
Prifkérper zu finden sein. — bR = MeRpunkt
Prifbedingungen :
. - Wérmeschrank nach DIN 50011-1
Fallgewicht - MeBmarkenabstand 1.0 = 200 bzw. 177 mm
- Lagerungsdauer t= 60 min
- Temperatur 60°C+2°C
G - Lagerung bei Normalklima DIN EN ISO 291 - 23/ 50 - Klasse 2
t=10 min
Anforderung :
La&ngenanderung
- in Extrusionsrichtung 1<04%
- quer zur Extrusionsrichtung ~1<-0,5%
Prifkérper Abstandhalter . i
177/51 Warmebestandigkeit
[ 354 -— Glasplatte
e 354 -_— Auflager I
Stahlrohr
—= PR = 50x50x2x480
8
[sp]
[T 1] I
i |
o . . .
t Q Q Prifbedingungen
. - Wérmeschrank nach DIN 50011-1
' - Temperatur 60° C + 3° C, Dauer t =30 min
[ . | - Temperaturerhdhung alle 5 min um 5° C

Auftreffpunkt

bis die Profilmitte die Glasplatte beriihrt

Abstandhalter
Prifk&rper

Anforderung :
Warmebesténdigkeit > 125° C

TI02015Z011

Dachkonstruktionen mit Imac - Dachplatten Typ imacover Onda 177

Schematischer Versuchsaufbau Uberwachungsprifungen

Anlage 7

Z715752.17
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Charakteristische Werte des Bauteilwiderstandes
Interaktion zwischen Stitzmoment Myog ) Und Zwischenauflagerkraft Fyoqr

fur Druckbeanspruchung aus Wind - und Schneelasten am Zwischenauflager
von Durchlaufsystemen

Dachkonstruktionen mit Imac - Dachplatten Typ imacover Onda 177

Charakteristische Werte des Bauteilwiderstandes, Auflastbeanspruchung
Interaktion zwischen Stiitzmoment Mpsr « Und Zwischenauflagerkraft Fyosg «
aus Wind- und Schneelast fur Befestigung mit Stahlkalotte oder Kunststoffkalotte

Z15754.17

Anlage 8.1
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Charakteristische Werte des Bauteilwiderstandes
Interaktion zwischen Stlitzmoment M,,4g  und Zwischenauflagerkraft F,qq
fur Windsogbeanspruchung am Zwischenauflager von Durchlaufsystemen

Dachkonstruktionen mit Imac - Dachplatten Typ imacover Onda 177

- o Anlage 8.2.1
Charakteristische Werte des Bauteilwiederstandes, abhebende Beanspruchung g

Interaktion zwischen Stiitzmoment Mpegr« UNd Zwischenauflagerkraft Fregr i
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Ubereinstimmungsbestatigung der ausfiihrenden Firma

Dieser Nachweis ist nach Fertigstellung der Dachkonstruktion auf der Baustelle vom Fachhandwerker der
ausfuhrenden Firma auszufullen und dem Auftraggeber (Bauherrn) zu tGbergeben.

Postanschrift des Gebaudes:

StraRe/Hausnummer: PLZ/Ort:

Beschreibung der verarbeiteten Dachkonstruktion
Nummer der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung: Z-10.9-406

Dachkonstruktion

- Konstruktion mit Profil "“imacover Onda 177" mit der Befestigungsart:
O Stahlkalotten

O Kunststoffkalotten

- Brandverhalten der Dachplatten:

Postanschrift der ausfuhrenden Firma:

Firma: Strale:

PLZ/Ort: Staat:

Wir erklaren hiermit, dass wir die oben beschriebene Dachkonstruktion mit Hilfe der als kompletten
Bausatz des Herstellers gelieferten Komponenten gemaR den Regelungen dieser allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung Nr. Z-10.9-406 und den Verarbeitungshinweisen des Herstellers eingebaut
haben.
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