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ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit
des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die fir die Durchfiihrung von
Bauvorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und
Bescheinigungen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter,
insbesondere privater Schutzrechte, erteilt.

Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter
gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", dem Verwender bzw. Anwender
des Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur
Verfugung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauaufsichtliche
Zulassung an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten
Behorden Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfigung zu stellen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollstédndig vervielfaltigt werden. Eine
auszugsweise Vertffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fir
Bautechnik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dirfen der allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung nicht widersprechen. Ubersetzungen der allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung mussen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fir Bautechnik
nicht geprufte Ubersetzung der deutschen Originalfassung" enthalten.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung kénnen nachtraglich ergéanzt und geéndert
werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.
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BESONDERE BESTIMMUNGEN
Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

Zulassungsgegenstand

Zulassungsgegenstand sind 60 mm bis 400 mm hohen FILIGRAN-E- und Filigran-Ev-Gitter-
trager. Diese missen Anlage 1 entsprechen.

Anwendungsbereich

Die Gittertrager durfen als "biegesteife Bewehrung" in mindestens 40 mm dicken
Fertigplatten ohne Vorspannung mit statisch mitwirkender Ortbetonschicht nach
DIN EN 1992-1-1:2011-01 und  DIN EN 1992-1-1/NA,  Abschnitt 10.9.3 und in
Ortbetondecken als Biegezug- und Querkraftbewehrung verwendet werden.

Die Verwendung bei nicht vorwiegend ruhende Verkehrslasten und in Fabriken und
Werkstatten mit schwerem Betrieb, d.h. mit Verkehrslasten > 10 kN/mz2 ist nicht zulassig

Bestimmungen fur das Bauprodukt

Eigenschaften und Zusammensetzung

Die Filigran-E-Gittertrdger bestehen aus

— einem Obergurt aus einem Stab, ds = 5 bis 12 mm, 14 mm und 16 mm,
— einem Untergurt aus zwei Staben, ds =5 bis 12 mm und 14 mm sowie
— Diagonalen ds = 5 bis 9 mm.

Die Filigran-Ev-Gittertrédger bestehen aus

— einem Obergurt aus einem Stab, ds = 10 mm und 16 mm,

— einem Untergurt aus zwei Staben, ds = 6 mm sowie

— Diagonalen ds = 7 mm und 9 mm.

Die Gittertragerstabe diurfen aus Bewehrungsdraht B500A+G, Betonstahl in Ringen B500A
oder B500B nach DIN 488-3 bestehen. Sie missen die Eigenschaften des entsprechenden
Stahles nach DIN 488-1 oder entsprechender allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassungen
aufweisen. Fur Stabe mit Durchmesser 5 mm gilt die Fuf3note c) in Tabelle 2 der DIN 488-1
nicht.

Gittertragergurte mit Nenndurchmesser ds = 14 mm werden in Ergdnzung zu Tabelle 4 von
DIN 488-3 als B500A hergestellt. Die Angaben zur Rippenausbildung sind in Tabelle 1
enthalten.

Tabelle 1. Angaben zu Rippenausbildung fir Durchmesser 14 mm

ds am Ay | Az b c fr
14 mm 0,90 mm 0,75 mm 1,4 mm 9,0 mm 0,056

Es darf auch nichtrostender Betonstahl in Ringen B500 NR oder B500 NG verwendet
werden. Dieser muss die Eigenschaften der entsprechenden allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung aufweisen.

Alle verwendeten Stahle mussen fur maschinelles WiderstandspunktschweiRen geeignet
sein.

Die Scherfestigkeiten der E-Gittertrager und Ev-Gittertrager sind beim Deutschen Institut fir
Bautechnik hinterlegt. Die Ev-Gittertrager sind bei Ausnutzung der Montagestitzweiten nach
Anlagen 8 und 9 einzusetzen.
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Herstellung und Kennzeichnung
Herstellung Gittertrager

Es gilt DIN 488-5, falls in dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung nichts anderes
bestimmt wird.

Die Diagonalen sind mit dem Obergurt und mit den Untergurten durch maschinelles
Widerstandspunktschweif3en zu verbinden.

Kennzeichnung

Der Lieferschein des Gittertragers muss vom Hersteller mit dem Ubereinstimmungszeichen
(U-Zeichen) nach den Ubereinstimmungszeichen-Verordnungen der Lander gekennzeichnet
werden. Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach
Abschnitt 2.3 erfullt sind.

Die Gittertrager sind durch den Hersteller fir jede Produktionsstatte (Herstellwerk) gesondert
mit dem vom Deutschen Institut fir Bautechnik zugeteilten Werkkennzeichen zu
kennzeichnen. Es gilt DIN 488-1, Abschnitt 8.2.5 sowie der Abschnitt 2.4 der "DIBt-Richtlinie
fiir die Uberwachung von geschweiRten Gittertragern als biegesteife Bewehrung'".

Die Gittertrager sind mit einem wetterbestandigen Anhanger zu versehen, aus welchem das
Herstellwerk und die Gittertragerbezeichnung einschlielich Hohe, Stabdurchmesser,
Stahlsorten und Duktilititsklasse erkennbar sind.

Ubereinstimmungsnachweis
Allgemeines

Die Bestatigung der Ubereinstimmung der Gittertrager mit den Bestimmungen dieser
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss fiir jedes Herstellwerk mit einem Uberein-
stimmungszertifikat auf der Grundlage einer werkseigenen Produktionskontrolle und einer
regelmaRigen Fremdiberwachung einschlie3lich einer Erstprifung der Gittertrager nach
Maf3gabe der folgenden Bestimmungen erfolgen.

Fur die Erteilung des Ubereinstimmungszertifikats und die Fremdiiberwachung einschlieRlich
der dabei durchzufihrenden Produktprifungen hat der Hersteller der Gittertrager eine hierfr
anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierfur anerkannte Uberwachungsstelle
einzuschalten.

Die Erklarung, dass ein Ubereinstimmungs;ertifikat erteilt ist, hat der Hersteller durch
Kennzeichnung der Bauprodukte mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) unter
Hinweis auf den Verwendungszweck abzugeben.

Dem Deutschen Institut fir Bautechnik ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des von ihr
erteilten Ubereinstimmungszertifikats und eine Kopie des Erstprifberichts zur Kenntnis zu
geben.

Werkseigene Produktionskontrolle

In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durch-
zufuhren. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzunehmende
kontinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicherstellt, dass die
von ihm hergestellten Bauprodukte den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung entsprechen.

Die werkseigene Produktionskontrolle der Gittertrager ist nach DIN 488-6, Abschnitt 5.2
durchzufiihren.

Der Hersteller der Gittertrager muss sich davon tUberzeugen, dass die fur das Vormaterial in
DIN 488-1 oder nach bauaufsichtlicher Zulassung geforderten Eigenschaften durch
Werkkennzeichen und U-Zeichen oder bei Selbsterzeugung des Vormaterials durch den
Gittertragerhersteller durch eine entsprechende werkseigene Produktionskontrolle belegt
sind. Deren Ergebnisse sind aufzuzeichnen und auszuwerten. Die Aufzeichnungen muissen
mindestens folgende Angaben enthalten:

1.15.1-24/16
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— Bezeichnung des Gittertrégers einschlief3lich Hohe, Stabdurchmesser und Stahlsorten
— Beschreibung und Priifung des Ausgangsmaterials und der Bestandteile

— Art der Kontrolle oder Priifung

— Datum der Herstellung und der Prifung des Gittertragers

— Ergebnis der Kontrollen und Prifungen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den
Anforderungen

— Unterschrift des fiir die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen

Die Aufzeichnungen sind mindestens fiinf Jahre aufzubewahren und der fiir die Fremduber-
wachung eingeschalteten Uberwachungsstelle vorzulegen. Sie sind dem Deutschen Institut
fur Bautechnik und der zustdndigen obersten Bauaufsichtsbehtérde auf Verlangen
vorzulegen.

Bei ungenigendem Prifergebnis sind vom Hersteller unverziglich die erforderlichen
Malnahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Bauprodukte, die den Anforderungen
nicht entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit Gbereinstimmenden
ausgeschlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch mdéglich und
zum Nachweis der Méngelbeseitigung erforderlich - die betreffende Prifung unverziglich zu
wiederholen.

Fremduberwachung

In jedem Herstellwerk ist die werkseigene Produktionskontrolle durch eine Fremduber-
wachung regelmafig zu Uberprifen. Fir Umfang, Art und Haufigkeit der Fremdiberwachung
fur die Gittertrager ist DIN 488-6, Abschnitt 5.4 malRgebend.

Im Rahmen der Fremdiberwachung ist eine Erstprifung der Gittertrager durchzufthren und
sind Proben flr Stichprobenprifungen zu entnehmen. Die Probenahme und Prufung
obliegen jeweils der anerkannten Uberwachungsstelle.

Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremdiberwachung sind mindestens funf Jahre
aufzubewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Uberwachungsstelle dem
Deutschen Institut fir Bautechnik und der zustandigen obersten Bauaufsichtsbehérde auf
Verlangen vorzulegen.

Bestimmungen fur Entwurf und Bemessung

Allgemeines

Es gilt DIN EN 1992-1-1 in Verbindung mit DIN EN 1992-1-1/NA, falls im Folgenden nichts
anderes bestimmt wird.

Entwurf

Allgemeines

Durchlaufende Decken mit Uber dem Zwischenauflager gestoRenen Tragern durfen ab
Mauerwerksdicken von 115 mm ausgefihrt werden.

Bei durchlaufenden Decken gilt fir die Mindestwanddicke von Betonwanden
DIN EN 1992-1-1 und DIN EN 1992-1-1/NA, Abschnitt 9.6.1, Tabelle NA.9.3, Spalte 2.

Mindestplattendicke

Die Mindestdicke einer Decke mit Gittertrdgern als rechnerisch erforderliche Querkraft-
bewehrung betragt 160 mm.

1.15.1-24/16
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Gittertragerhdhen
(1) Anordnung als Verbundbewehrung

Bei Anordnung der Gittertréger als reine Verbundbewehrung muss der Abstand zwischen
der Oberkante der Fertigteilplatte und der Unterkante des Obergurtes mindestens 20 mm
betragen (Anlage 4, Bild 10).

Als Verbundbewehrung, sofern diese nicht als rechnerische Querkraftbewehrung erforderlich
ist, darf die Diagonalenneigung der Gittertrager 35°< a < 90° betragen. Verbundbewehrung,
die in Richtung der auf das Auflager fallenden Druckstrebe geneigt ist, darf rechnerisch nicht
beriicksichtigt werden.

Beim Nachweis der Mindestverbundsicherungsbewehrung nach DIN EN 1992-1-1/NA,
Abschnitt 10.9.3, (NA. 17P) darf die Resultierende der Gittertragerdiagonalen mit
35°< a £ 135° in Anlehnung an DIN EN 1992-1-1, Abschnitt 6.2.5 (3) angesetzt werden.

(2) Anordnung als Querkraft- und Verbundbewehrung

Bei Anordnung der Gittertrager als Querkraft- und Verbundbewehrung ist der Gittertrager
unter Beriicksichtigung der Betondeckung Uber die ganze Querschnittshéhe der Decke zu
fuhren. Neigungen der Diagonalen kleiner als 45° sind unzuldssig (45°< a < 90°).

In Abhangigkeit vom Bemessungswert der einwirkenden Querkraft gilt folgende Regelung:

a) FuUrVeg < 0,5 Vrgmaxot:

Die obere Biegezugbewehrung darf fir beide Bewehrungsrichtungen oberhalb des
Gittertragerobergurtes angeordnet (Anlage 4, Bild 11).

b) FUr 0,5 Vrgmaxct < Ved < VrdmaxGT:

Die Biegezugbewehrung der Haupttragrichtung muss auf gleicher Hohe oder unterhalb der
Gittertragerobergurte liegen. Die Bewehrung der zweiten Tragrichtung bzw. der Quer-
bewehrung darf oberhalb des Gittertrdgerobergurtes angeordnet werden (Anlage 4, Bild 12).
Die Lage von Obergurt, Langs- und Querbewehrung ist auf den Planen detailliert
darzustellen.

Fir die maximale Querkrafttragfahigkeit bei Platten mit Gittertragern als Querkraft- und
Verbundbewehrung Vgramaxcet Gilt Abschnitt 3.3.3.3 dieser allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung.

Gittertragerabstande
(1) Anordnung als Verbundbewehrung

In  einachsig gespannten Platten gilt fur die maximalen Gittertragerabstande
DIN EN 1992-1-1 und DIN EN 1992-1-1/NA, Abschnitt NCI Zu 6.2.5 (3). Als maximal
zulassiger Randabstand sind 375 mm einzuhalten.

In zweiachsig gespannten Platten darf der Abstand der Verbundbewehrung in Langsrichtung
der Gittertrager (Stutzrichtung der Decke) das 2,5 fache der Deckendicke nicht Uber-
schreiten. Quer zu den Gittertragern ist als maximal zulassiger Abstand Sy < 2h <750 mm
einzuhalten. Als maximal zuldssiger Randabstand sind 375 mm einzuhalten.

Liegt die Langsbewehrung der Nebentragrichtung vollsténdig im Ortbeton, so ist fir diese
Richtung im Bereich positiver Momente keine Verbundbewehrung erforderlich.

(2) Anordnung als Querkraft- und Verbundbewehrung

Der Abstand der Diagonalen in Stitzrichtung ist in Abhéngigkeit vom Druckstrebenwinkel 6
und dem Winkel o. der Diagonalen wie folgt zu begrenzen:

Smax = (cotO + cota)) z <210 mm.

Bei einachsig gespannten Platten muss der maximale Abstand s..x der Gittertrager-
diagonalen quer zur Stitzrichtung folgenden Werten entsprechen:

Bei Deckendicken h <400 mm Smax < 400 mm
h > 400 mm Smax < min (800 mm oder h)

1.15.1-24/16
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Verankerung

Die gerippten Untergurte der Gittertrager durfen wie Betonstahlmatten mit gerippten Staben
verankert werden. Untergurtstabe mit ds = 14 mm dirfen sinngemaf wie Untergurtstabe mit
ds = 12 mm berucksichtigt werden.

Die glatten Untergurte der Gittertrager durfen entsprechend DIN EN 1992-1-1 und
DIN EN 1992-1-1/NA, Abschnitt 8.4.4 (2) fir angeschwei3te Querstabe verankert werden,
wobei der Grundwert der Verankerungslange Iy = 700 mm betragt. Bei Verwendung von
Leichtbeton ist der Grundwert der Verankerungslange mit dem Faktor 1/m; zu erhdhen
(n1 nach nach DIN EN 1992-1-1, Abschnitt 11.3.1 (3)).

Unabhangig von der Oberflache der Untergurtstébe ist bei Untergurtstdben mit ds =5 mm
bis 10 mm ein Schweil3punkt und sind bei Untergurtstdben mit d; = 12 mm oder 14 mm zwei
Schweil3punkte je Untergurtstab einem aufgeschweiliten Querstab einer Betonstahlmatte
gleichzusetzen.

Missen bei Zwischenauflagern Untergurte aus glatten Staben verankert werden und liegt
kein Untergurtknoten 50 mm hinter der Auflagervorderkante, muss mindestens ein Viertel
der maximalen Feldbewehrung als Zulagen im Ortbeton Uber der Fertigplatte angeordnet
werden, die mindestens 0,5 m bzw. 40 & von der Auflagervorderkante ins Feld reichen.

Bei Verankerung Uber Zwischenauflagern aus 115 mm bis 175 mm dicken Wé&nden aus
Mauerwerk sind die oben genannten Zulagen stets anzuordnen.

Bemessung

Allgemeines

Der statische Nachweis fur die Tragféahigkeit der Decke ist in jedem Einzelfall zu erbringen.
Dabei kdnnen auch Bemessungstabellen verwendet werden, die von einem Prifamt fiir
Baustatik gepruft sind.

Fur die Ermittlung der SchnittgroRen diurfen Verfahren nach der Plastizitatstheorie und nicht-
lineare Verfahren fir Bauteile mit Gittertragern nicht angewendet werden.

Montagezustand
Schnittgrofen und Auflagerkrafte im Montagezustand sind fir die unten angegebene
Lastannahme mit yz = 1,0 zu ermitteln.

Die rechnerischen Montagestitzweiten sollen 1,0 m nicht unterschreiten. Sie sind unter
folgenden Annahmen zu ermitteln:

Stat. System: Frei drehbar gelagerter Balken auf 2 Stiitzen.

Lastannahme: Eigenlast der Rohdecke und als Verkehrslast 1,5 kN/m2 oder - falls
unglnstiger - eine Einzellast von 1,5 kN.

Lastverteilung: Die Einzellast darf quer zu den Tragern auf eine Strecke verteilt werden,

die gleich dem Abstand zwischen Einzellast und dem néchstgelegenen
Auflager, jedoch nicht gréf3er als die Breite des Fertigteils angenommen
werden kann. Mehr als die volle Einzellast braucht jedoch einem Trager
nicht zugewiesen zu werden.

Die in den Tabellen 2a, 2b und 2c angegebenen SchnittgroRen dirfen nicht Uberschritten
werden.

Montageunterstiitzungen - gleichmaRig auf der gesamten Plattenbreite - in der Néhe des
Auflagers sind nicht erforderlich, wenn die Montageauflagertiefe der Fertigplatten
mindestens 35 mm betrdgt und wenn bei Auflagerkraften <5 kN je Gittertrdger mindestens
von jedem zweiten Gittertrager, sonst von jedem ein Untergurtknotenpunkt in der Fertigplatte
Uber dem Auflager liegt.

Gittertrager mit einer Hohe von mehr als 300 mm oder mit einem Obergurtdurchmesser von
weniger als 8 mm durfen nicht zur Aufnahme von Montagelasten herangezogen werden.

1.15.1-24/16
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den einzelnen Filigran-E-Gittertrager

Tragerhohe in Obergurt Diagonale zul M in kNm Zulagebewehrung min
mm Zin mm Zin mm bei einer Einflussbreite b in As in cm?2
cm je Gittertrager
=33 > 60
60 8 5 0,90 (0,83) 1,30 (1,20) -
70 8 5 0,95 (0,88) 1,35 (1,25) -
130 8 5 1,20 (1,11) 1,45 (1,34) -
220 bis 300 8 5 1,70 (1,57) 1,70 (1,57) -
60 10 5 1,80 (1,67) 1,95 (1,80) -
70 10 5 1,85 (1,73) 2,00 (1,87) -
130 bis 300 10 5 2,10 (1,96) 2,10 (1,96) -
90 12 6 2,50 (2,36) - 1,10
110 12 6 3,00 (2,83) -- 1,10
120 12 6 3,25 (3,06) - 1,10
130 12 7,8,9 3,50 (3,30) -- 1,10
150 12 7,8,9 4,00 (3,77) -- 1,10
170 12 7,8,9 4,20 (3,96) - 1,72
190 12 7,8,9 4,40 (4,15) -- 1,72
90 14 7,8,9 3,25 (3,10) - 1,84
110 14 7,8,9 3,84 (3,66) -- 1,71
130 14 7,8,9 4,43 (4,23) - 1,63
150 14 7,8,9 4,93 (4,70) -- 1,56
180 14 7,8,9 5,28 (5,04) - 1,34
70 16 7,8,9 3,30 (3,17) -- 2,10
80 16 7,8,9 3,70 (3,56) -- 1,99
90 16 7,8,9 4,10 (3,94) -- 1,91
110 16 7,8,9 4,80 (4,62) -- 1,77
130 16 7,8,9 5,50 (5,29) -- 1,67
150 16 7,8,9 6,00 (5,77) - 1,56
180 16 7,8,9 6,40 (6,16) -- 1,36

Die zulassigen Momente gelten fir den rechnerischen Gebrauchszustand im Montagefall mit y== 1,0
()-Werte gelten bei SchweiRknotenraster > 20 cm.

Tabelle 2b: Zulassige Querkréafte zur Ermittlung der Montagestiitzweiten, bezogen auf

den einzelnen Filigran-E-Gittertrager

Tragerhoéhe in mm Zuléssige Querkraft V in kN fur Diagonalen mit
&5 mm &6 mm &7,8,9mm
60 bis 200 4,55 (4,20) 6,50 (6,00) 7,00 (6,55)
220 3,85 (3,55) 5,60 (5,20) 6,00 (5,60)
240 3,20 (2,95) 4,90 (4,55) 5,10 (4,75)
260 2,55 (2,35) 4,20 (3,90) 4,20 (3,90)
300 - 2,20 (2,05) 2,20(2,05)

Die zulassigen Querkrafte gelten fur den rechnerischen Gebrauchszustand im Montagefall mit vy = 1,0.
() — Werte gelten bei SchweiRknotenraster > 20 cm.

1.15.1-24/16




elektronische kopie der abz des dibt: z-15.1-147

Deutsches
Institut

far
Bautechnik

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Nr. Z-15.1-147 Seite 9 von 13| 3. November 2017

3.3.3
3.3.3.1

Z79414.16

Tabelle 2c: Zulassige Momente und Querkrafte zur Ermittlung der Montagestitz-
weiten bezogen auf den einzelnen Filigran-Ev-Gittertrager

Tra- | Ober- Diago- | Zul. M [kNm] bei einer Einflussbreite b | Zul. V [kN] | Zulagebewehrung
ger- | gurt-g | nalen-g [cm] min As [cm?]
héhe | [mm] [mm] je Gittertrager
[mm] 10 33 50 62,5

180 2,58 2,61 2,61 2,61 7,0

200 10 - 2,78 2,82 2,83 2,84 7,0 i

240 3,13 3,22 3,24 3,25 55

300 3,49 3,72 3,76 3,78 5,2

180 6,89 7,13 7,18 7,20 1,53

200 16 9 7,31 7,70 7,77 7,80 77 1,48

240 7,79 8,63 8,80 8,87 1,38

300 7,41 9,38 9,81 10,00 1,23
Die zulassigen Querkrafte und Momente gelten fir den rechnerischen Gebrauchszustand im
Montagefall mit yr = 1,0.

Bei Gittertrdgern mit 12, 14 und 16 mm Obergurtdurchmesser ist fir den Montagezustand
zusatzlich nachzuweisen, dass die Durchbiegung 10 mm nicht Uberschreitet. Dazu sind
folgende Bedingungen einzuhalten:

— Die Fertigplatten missen mindestens 50 mm dick sein.

— Die Untergurte miussen einen Mindestdurchmesser von 6 mm, die Diagonalen bei Trager-
hoéhen zwischen 90 und 120 mm und einem Obergurtdurchmesser von 12 mm einen
Mindestdurchmesser von 6 mm, sonst einen Mindestdurchmesser von 7 mm haben.

— Der Abstand der Gittertrdgeruntergurte muss mindestens 70 mm betragen, wenn bei
Obergurtdurchmessern von 12 mm die Tragerhdhe gréRer als 180 mm oder bei
Obergurtdurchmessern von 14 und 16 mm die Tragerhohe groR3er als 150 mm ist.

Die Montagestutzweiten fur E-Trager entsprechend den Tabellen in den Anlagen 5, 6 und 7

sind fur einen SchweiRknotenabstand von a < 20 cm unter Beachtung dieser Bedingungen

ermittelt worden.

Die Montagestiutzweiten flr Ev-Trager entsprechend den Tabellen in den Anlagen 8 und 9

sind fur einen SchweiRknotenabstand von a < 21 cm unter Beachtung dieser Bedingungen

ermittelt worden.

Fir das Verlegen der Fertigplatten mit 12, 14 und 16 mm Obergurtdurchmesser dirfen die

zulassigen Momente und Querkrafte der Tabellen 2a, 2b und 2c¢ voll in Rechnung gestellt

werden. Die beim Verlegen erforderliche Mindestbewehrung A in cm? je Gittertrager

(einschliel3lich der Gittertrageruntergurte) ist in Tabelle 2a und 2c angegeben.

Bemessung im Endzustand

Bemessung fiir Biegung

Der Bemessungswert der Streckgrenze ist bei Untergurtstdben aus gerippten Staben mit

fya = 435 MN/m? (f,,/1,15), bei solchen aus glatten Staben mit f,q = 365 MN/m? (f,,/1,15) in

Rechnung zu stellen.

Abweichend hiervon dirfen bei Bauteilen in Expositionsklasse XC1 die Untergurte der

Gittertrager aus glatten Staben mit f,q = 435 MN/m2 (f,,/1,15) in Rechnung gestellt werden,

wenn mindestens 50 % der erforderlichen Langsbewehrung aus Rippenstéhlen bestehen.

Hinsichtlich der Begrenzung der Rissbreite gilt DIN EN 1992-1-1 und DIN EN 1992-1-1/NA,

Abschnitt 7.3. Bei der Anrechnung glatter Untergurtstébe gilt Anlage 10.
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Schubkraftibertragung in der Fuge

Fur die Schubkraftibertragung in der Fuge gelten DINEN 1992-1-1 und

DIN EN 1992-1-1/NA, Abschnitt 6.2.5. Bei Verwendung von Leichtbeton mit geschlossenem

Geflige ist zusatzlich Abschnitt NCl Zu 11.6.2 (NA.3), NDP Zu 11.6.2(1) und die

Materialwerte nach Abschnitt 11 zu beachten. Bei der Verwendung von Leichtbeton darf die

Streckgrenze fy, der Diagonalenstabe unabhéngig von der verwendeten Stahlgiite und

Oberflache nur mit fy, = 420 N/mm2 (f,4 = 365 MN/m?) angerechnet werden.

Die Ermittlung der maximalen Schubtragféhigkeit in der Fuge Vrgi max €rfolgt:

- fur Decken aus Normalbeton nach Gleichung (6.25) von DIN EN 1992-1-1 und
DIN EN 1992-1-1/NA. Die maximale Schubtragfahigkeit Vrqi, max darf aulerdem den

entsprechenden Wert nach Tabelle 3a dieser allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung nicht Uberschreiten.

- fur Decken mit Leichtbeton nach Gleichung (11.6.25) von DIN EN 1992-1-1 und
DIN EN 1992-1-1/NA. Die maximale Schubtragfahigkeit Vrqi max darf aullerdem den
entsprechenden Wert nach Tabelle 3b dieser allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung nicht tberschreiten.

Tabelle 3a: Vggi, max iN Abh&ngigkeit von der Betonfestigkeitsklasse fiir Normalbeton

C20/25 | C25/30 | C30/37 | C35/45 | C40/50 | C45/55 C50/60

VRai, max [N/mm?] 2,4 2,8 3,3 3,6 3,8 4,0 41

Tabelle 3b: Vrqi, max in Abhangigkeit von der Betonfestigkeitsklasse flr Leichtbeton

LC 25/28

LC 30/33

LC 35/38

LC 40/44

LC 45/50

LC 50/55

3,0

3,3

3.3.3.3

Z79414.16

VRdi, max [N/mm?] 2,6 3,5 3,8 4,0

Besteht ein Querschnitt aus Betonen verschiedener Festigkeitsklassen, so ist die geringere
Festigkeit in Rechnung zu stellen.

Bemessung fur Querkraft

(1) Die Gittertragerdiagonalen sind wie aufgebogene Langsstabe in Rechnung zu stellen.
Der Bemessungswert der Streckgrenze ist bei Diagonalen aus gerippten Stdben mit
fya = 435 MN/m?2 (f,,/1,15), bei solchen aus glatten Staben mit f,q = 365 MN/m? (f,,/1,15) in
Rechnung zu stellen. Bei der Verwendung von Leichtbeton darf die Streckgrenze fy, der
Diagonalenstdbe unabhangig von der verwendeten Stahlgite und Oberflache nur mit
fy =420 N/mm2 (f,4 = 365 MN/m?) angerechnet werden.

(2) Bei planmaRigen Langsdruckspannungen ist der Langsspannungsanteil in den
Berechnungsformeln rechnerisch nicht zu berticksichtigen und somit o, = 0 bzw. 0,q =0 zu
setzen.

Fur Bauteile ohne rechnerisch erforderliche Querkraftbewehrung gilt Abschnitt 6.2.2,
Gleichung (6.2.a) mit einem Mindestwert nach Gleichung (6.2.b) von DIN EN 1992-1-1 und
DIN EN 1992-1-1/NA  bzw. bei Verwendung von Leichtbeton Abschnitt 11.6.1,
Gleichung (11.6.2) von DIN EN 1992-1-1 und DIN EN 1992-1-1/NA. Die Gittertrager sind
mindestens als Verbundbewehrung entsprechend den Abséatzen 3.2.3 (1) und 3.2.4 (1)
anzuordnen.

Fur Bauteile mit rechnerisch erforderlicher Querkraftoewehrung gilt Abschnitt 6.2.3 bzw. bei
Verwendung von Leichtbeton Abschnitt 11.6.2  von DIN EN 1992-1-1 und
DIN EN 1992-1-1/NA. Die Gittertrager mussen als Querkraft- und Verbundbewehrung
entsprechend den Absétzen 3.2.3 (2) und 3.2.4 (2) angeordnet werden.

1.15.1-24/16
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Fur die Neigung 8 der Druckstreben des Fachwerks ist zu beachten, dass bei cot 8 < 1 die
Bemessung nicht zuléssig ist. D.h. die Konstruktion ist entsprechend zu andern, so dass
cot 8 = 1 eingehalten wird.

Der Bemessungswert der einwirkenden Querkraft Vgq bei Platten mit Gittertragern als
Querkraftbewehrung ist nach DIN EN 1992-1-1 und DIN EN 1992-1-1/NA, Abschnitt 9.3.2 (3)
auf Vgamaxet = 1/3 Vramax 2ZU begrenzen, wobei Vggmax hach Gleichung (6.14) von
DIN EN 1992-1-1 und DIN EN 1992-1-1/NA zu ermitteln ist. Bei Elementdecken mit
Ortbetonergénzung ist zusatzlich Abschnitt NCI Zu 10.9.3 (NA.14P) von DIN EN 1992-1-1
und DIN EN 1992-1-1/NA zu beachten.

Fur die Bemessung von Querschnitten, die teilweise aus Leichtbeton bestehen, ist
Abschnitt 11 nach DIN EN 1992-1-1 und DIN EN 1992-1-1/NA zu beachten.

Fir die aufnehmbare Querkraft von Elementdecken mit Ortbetonerganzung ist zusatzlich der
Nachweis der Schubkraftiibertragung in der Fuge nach Abschnitt 3.3.3.2 dieser allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung zu berlcksichtigen.

(3) Angehéangte Lasten im Bereich der Fertigplatte

Planmaflig angehangte Lasten an Fertigplatten mit Ortbetonergdnzung sind im Ortbeton
ausreichend zu verankern. Die Gittertragerdiagonalen in geeigneter Lage dirfen als
Aufhangebewehrung angerechnet werden, wenn diese nicht als Querkraft- und/oder
Verbundbewehrung benétigt werden. Die Verbundsicherung ist im unmittelbaren Lastein-
leitungsbereich von planméRig und dauerhaft angehangten Lasten nachzuweisen.

Bestimmungen fir die Ausfihrung

Allgemeines

Fur die Ausfiuihrung gilt DIN EN 13670 zusammen mit DIN 1045-3 mit den folgenden
Erganzungen.

Fertigplatten

Zur Bewehrung der Fertigplatten durfen alle Betonstahle nach DIN 488-1 und alle allgemein
bauaufsichtlich zugelassenen Betonstéahle verwendet werden.

Es ist ein Beton der Festigkeitsklasse C20/25 bis C50/60 oder LC25/28 bis LC50/55
mindestens der Rohdichteklasse D 1,2 nach DIN EN 206-1 in Verbindung mit DIN 1045-2 zu
verwenden.

In Fertigplatten bis zu einer Breite von 375 mm muss mindestens ein, bei einer Breite Uber
375 mm missen mindestens zwei Gittertrager angeordnet werden.

Die Fertigplatten missen mindestens 40 mm dick sein. Ihre Oberflache muss ausreichend
rau sein. Fur die Oberflachenrauigkeit der Kontaktflache mit dem Ortbeton -Verbundfuge- gilt
die Definition nach DINEN 1992-1-1 in Verbindung mit DIN EN 1992-1-1/NA,
Abschnitt 6.2.5 (2).

Die entsprechend den Expositionsklassen nach DIN EN 1992-1-1 in Verbindung mit
DIN EN 1992-1-1/NA erforderliche Betondeckung der Bewehrung ist an jeder Stelle im
Bauteil einzuhalten. Die erforderliche Betondeckung an den der Fuge zugewandten Randern
im Fertigteil ist nach DIN EN 1992-1-1 und DIN EN 1992-1-1/NA zu beachten. Zur
Ausbildung der Plattenfugen ist Anlage 3 zu beachten. Bei Druckfugen im Bereich negativer
Momente entsprechend Abschnitt 4 kann auf eine Anfasung der Fertigteilplatte verzichtet
werden (Anlage 3, Bild 9).

Fur die Kennzeichnung, werkseigene Produktionskontrolle und Fremdiberwachung der
Fertigplatten gilt DIN 1045-4.
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4.3 Ortbeton

Es ist ein Beton der Festigkeitsklasse C16/20 bis C50/60 oder LC25/28 bis LC50/55
mindestens der Rohdichteklasse D 1,2 nach DIN EN 206-1 in Verbindung mit DIN 1045-2 zu
verwenden.

4.4 Einbau der Fertigplatten

Die Decken sind mindestens entsprechend den nach Abschnitt 3.3.2 ermittelten Montage-
stitzweiten zu unterstiitzen

Laufen Fertigplatten im Bereich von Zwischenauflagern (Bereich negativer Momente) nicht
durch, muss zwischen diesen ein mindestens 40 mm breiter Zwischenraum zum
einwandfreien Einbringen des Ortbetons verbleiben.

Bei Auflagertiefen tber 40 mm sind die Fertigplatten an den Auflagern in der Regel in ein
Mortelbett zu legen. Trockene Lagerfugen dirfen nur dann verwendet werden, wenn eine
ebene Auflagerflache unter Einhaltung der Voraussetzungen nach Abschnitt 10.9.4.3 (3) von
DIN EN 1992-1-1 und DIN EN 1992-1-1/NA gewahrleistet wird.

Vom Hersteller der Fertigplatten ist unter Beriicksichtigung der allgemeinen Anforderungen
von DINEN1992-1-1 wund DIN EN 1992-1-1/NA, Abschnitt 10.2 (NA 6), eine
Montageanweisung zur Verfiigung zu stellen.

4.5 Betonieren

Die Fertigplatten durfen mit FordergefalRen bis zu 150 | Inhalt auf Karrbohlen befahren
werden.

Verschmutzungen auf der Oberseite der Fertigplatten sind zu entfernen, da durch diese die
Tragfahigkeit der Verbundfuge deutlich herabgesetzt werden kann.

Die entsprechend den Expositionsklassen nach DIN EN 1992-1-1 und DIN EN 1992-1-1/NA
erforderliche Betondeckung der Bewehrung ist an jeder Stelle im Bauteil einzuhalten.

Die erforderliche Betondeckung an den der Fuge zugewandten Randern im Ortbeton darf
nach DIN EN 1992-1-1 und DIN EN 1992-1-1/NA auf 10 mm (5 mm bei rauer Fuge)
verringert werden. Werden bei rau ausgeftihrten Verbundfugen Bewehrungsstabe direkt auf
die Fugenoberflache aufgelegt, so sind fir den Verbund (bzw. fir die Verankerungs- und
Ubergreifungslange) dieser Stabe nur maRige Verbundbedingungen anzusetzen.

Folgende Normen, Zulassungen und Verweise werden in dieser allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung in Bezug genommen:

- DIN 488-1:2009-08 Betonstahl - Teil 1: Stahlsorten, Eigenschaften, Kennzeichnung
- DIN 488-2:2009-08 Betonstahl - Teil 2: Betonstabstahl

- DIN 488-3:2009-08 Betonstahl - Teil 3: Betonstahl in Ringen, Bewehrungsdraht

- DIN 488-5:2009-08 Betonstahl - Teil 5: Gittertrager

- DIN 488-6:2010-01 Betonstahl - Teil 6: Ubereinstimmumgsnachweis

- DIN 1045-2:2008-08 Tragwerke aus Beton, Stahlbeton und Spannbeton - Teil 2:

Beton, Festlegung, Eigenschaften, Herstellung und Konfor-
mitat - Anwendungsregeln zu DIN EN 206-1

- DINEN 13670:2011-03 Ausfiihrung von Tragwerken aus Beton; Deutsche Fassung
EN 13670:2009

- DIN 1045-3:2012-03 Tragwerke aus Beton, Stahlbeton und Spannbeton - Teil 3:
Bauausfuhrung - Anwendungsregeln zu DIN EN 13670

/Berichtigung 1:2013-07
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Tragwerke aus Beton, Stahlbeton und Spannbeton — Teil 4:
Ergadnzende Regeln fir die Herstellung und die Konformitéat von
Fertigteilen

Beton — Teil 1: Festlegung, Eigenschaften, Herstellung und
Konformitat

DIN EN 206-1/A1:2004-10 Anderung A1l

DIN EN 206-1/A2:2005-09 Anderung A2

Eurocode 2: Bemessung und Konstruktion von Stahlbeton- und
Spannbetontragwerken - Teil 1-1: Allgemeine Bemessungs-
regeln und Regeln fiir den Hochbau; Deutsche Fassung
EN 1992-1-1:2004+AC:2010 + DIN EN 1992-1-1/A1:2015-03
Anderung Al

Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter -
Eurocode 2: Bemessung und Konstruktion von Stahlbeton- und
Spannbetontragwerken — Teil 1-1: Allgemeine Bemessungs-
regeln und Regeln far den Hochbau
/DIN EN 1992-1-1/NA/A1:2015-12

Richtlinie fiir die Uberwachung von geschweifl3ten Gittertragern
als biegesteife Bewehrung — Ausgabe August 1993

Beglaubigt
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Bild 2: Ansicht
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Bild 3: Aufsicht
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Werkstoff B500 gemaf3 Abschitt 2.1
Alle Angaben in Millimeter

Filigran-E-Gittertrager und Filigran-Ev-Gittertrager fur Fertigplatten mit statisch
mitwirkender Ortbetonschicht
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Gittertragergeometrie Filigran E- und Filigran Ev-Gittertrager g
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Bild 4: Elemente mit Betonstahlmatten

\E/EV-Gittertréger/ Fertigplatte / Ortbeton / Stolfugenbewehrung
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Bild 5: Streifenelemente mit Betonstahl
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Auflagerung im Montagezustand

Bild 6: Auflagerung ohne
Montageunterstiitzung
am Rand
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Auflagerung ohne Montageunterstiitzung am Rand,
wenn a = 35mm ist und die Bedingungen nach
Abschnitt 3.3.2 erfullt sind.

Bild 7: Auflagerung mit
Montageunterstitzung
am Rand

alle Angaben in Millimeter

Filigran-E-Gittertrager und Filigran-Ev-Gittertrager fur Fe
mitwirkender Ortbetonschicht
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Details (Beispiele)

Anlage 2
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Bild 9: Druckfuge

17
77

Fir die Betondeckung im Fertigteil und im Ortbeton ist Abschnitt 4 zu beachten.

alle Angaben in Millimeter

Filigran-E-Gittertrager und Filigran-Ev-Gittertrager fur Fertigplatten mit statisch
mitwirkender Ortbetonschicht

Fugenausbildung

Anlage 3
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Bild 10: Gittertrager als reine Verbundbewehrung
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Bild 11: Gittertrager als Verbund- und Querkraftbewehrung (maRige Beanspruchung)

Ved < 0,5 * Vramaxet

Bild 12: Gittertrager als Verbund- und Querkraftbewehrung (hohe Beanspruchung)

0,5 * VrgmaxaT < Ved € VRrdmax T

Filigran-E-Gittertrager und Filigran-Ev-Gittertrager fur Fertigplatten mit statisch
mitwirkender Ortbetonschicht

Erforderliche Hohe von Gittertragern als Verbund- bzw. Querkraftbewehrung

Anlage 4
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Montagestitzweiten (fiir SchweiBknotenabstand von a <20 cm)
bei Beschrankung der Durchbiegung auf < 10 mm
FILIGRAN-E-Gittertrager: OG-g 12 mm, UG 2 g 6 mm
Diagonalen bei Bauhéhen von 9 bis12cm:2 g >6 mm

bei Bauhdéhen von 13 bis 19cm :2 g >7 mm
Elementdicke > 50 mm

Trager- | Trager- Zuléssige Montagestitzweiten [m]
abstand [ hohe bei einer Gesamtdicke h [mm] von

[mm] | [mm] | 120 | 240 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 300
90 243 | 231 | 2,20 | 2,11 | 2,03 | 1,96

110 253 | 241 | 231 | 222 | 2,14 | 2,06 - -
130 - - 261 | 249 | 240 | 231 | 223 | 2,16 | 196
750 150 - - - 267 | 258 | 247 | 239 | 2,26 | 1,96

170 - - - - 259 | 253 | 244 | 226 | 1,96
180 - - - - - 256 | 244 | 2,26 | 1,96
190 - - - - - 259 | 244 | 2,26 | 1,96
90 267 | 253 | 242 | 231 | 221 | 2,14 -

- 277 | 2,64 | 253 | 244 | 2,35 | 2,26 - -

110

130 - - 285 | 273 | 263 | 253 | 244 | 237 | 2,23
625 150 - - - 291 | 2,81 | 2,70 | 2,61 | 253 | 2,39

170 - - - - 284 | 277 | 268 | 2,59 | 2,35

180 - - - - - 281 | 2,71 | 2,62 | 2,35

190 - - - - 284 | 274 | 2,65 | 2,35

90 280 | 2,70 | 257 | 2,46 | 2,37 | 2,27 -
- 289 | 2,82 | 270 | 259 | 250 | 241 - -

110

130 - - 295 [ 289 | 280 | 2,70 | 2,61 | 252 | 2,38
550 150 - - - 301 | 29 | 2,88 | 2,79 | 2,70 | 2,54

170 - - - - 297 | 293 | 285 | 2,76 | 2,61

180 - - - - - 298 | 2,89 | 2,80 | 2,64

190 - - - - 302 | 292 | 2,83 | 2,67

90 286 | 2,79 | 2,70 | 259 | 2,48 | 2,39 -
- 296 | 2,89 | 282 | 2,72 | 2,62 | 2,52 - -

110

130 - - 303 | 296 | 290 | 283 | 2,73 | 2,65 | 2,49
500 150 - - - 3,08 | 302 | 29 | 291 | 2,83 | 2,67

170 - - - - 304 | 300 | 295 | 290 | 2,73

180 - - - - - 3,06 | 3,01 | 294 | 2,77

190 - - - - 312 | 3,06 | 297 | 2,80

90 29 | 2,88 | 2,81 | 2,74 | 2,56 | 2,65 -
- 305 | 298 | 292 | 286 | 2,78 | 2,70 - -

110
130 - - 3,13 | 3,06 | 3,00 | 294 | 2,89 | 281 | 2,66
440 150 - - - 3,18 | 3,09 | 3,06 | 3,01 | 2,96 | 2,83
170 - - - - 3,14 | 3,10 | 3,05 | 3,00 | 2,88
180 - - - - - 3,17 | 3,11 | 3,05 | 2,93
190 - - - - - 3,23 | 3,17 | 3,10 | 2,97
90 3,09 | 301 | 294 | 288 | 2,82 | 2,75 - - -
110 - 319 | 3,11 | 3,05 | 299 | 2,94 | 2,89 - -
130 - - 327 | 319 | 3,13 | 3,07 | 3,02 | 297 | 2,87
370 150 - - - 333 | 326 | 3,20 | 3,14 | 3,09 | 3,00
170 - - - - 328 | 324 | 3,18 | 3,13 | 3,04
180 - - - - - 331 | 325 | 3,19 | 3,10
190 - - - - - 337 | 331 | 3,25 | 3,16
90 3,18 | 3,09 | 3,03 | 296 | 290 | 285 | 2,80 | 2,72 | 2,56
110 - 3,28 | 3,20 | 3,13 | 3,07 | 3,02 | 2,96 | 291 | 2,83
130 - - 336 | 328 | 322 | 3,16 | 3,11 | 3,06 | 2,97
330 150 - - - 342 | 335 | 3,29 | 3,23 | 3,18 | 3,07
170 - - - - 337 | 333 | 327 | 3,22 | 3,13
180 - - - - - 340 | 3,34 | 3,28 | 3,19
190 - - - - - 346 | 340 | 334 | 3,25

Mindestbewehrung entsprechend Abschnitt 3.3.2 beachten.
Zwischenwerte sind geradlinig zu interpolieren.

Filigran-E-Gittertrager und Filigran-Ev-Gittertrager fur Fertigplatten mit statisch
mitwirkender Ortbetonschicht

- X Anlage 5
Montagestutzweiten

Filigran E- Gittertrager fir Obergurt g 12 mm

Z34637.17 1.15.1-24/16



elektronische kopie der abz des dibt: z-15.1-147

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung

Nr. Z-15.1-147 vom 3. November 2017

Deutsches
Institut
fur

Bautechnik

Montagestitzweiten (fiir SchweiBknotenabstand von a <20 cm)

bei Beschrankung der Durchbiegung auf < 10 mm
FILIGRAN-E-Gittertrager: OG-g 14 mm, UG 2 g 6 mm
Diagonalen: 2 g > 7 mm
Elementdicke > 50 mm

Trager- | Trager- Zulassige Montagestiitzweiten [m]
abstand| hohe bei einer Gesamtdicke h [mm] von
[mm] [mm] | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 300
90 251 | 242 | 233|225 | 2,20 | 2,14 | 2,07 | 2,00 | 1,80
110 - 267 [ 257 | 249 [ 241 | 234 | 224 | 2,12 | 1,86
750 130 - - 2,77 | 2,67 | 2,60 | 2,48 | 2,33 | 2,21 | 1,96
150 - - - 284 | 2,72 | 256 | 2,41 | 2,26 | 1,96
170 - - - - 2,72 | 2,60 | 2,44 | 2,26 | 1,96
180 - - - - - 261 | 244 | 2,26 | 1,96
90 271|260 | 250 | 2,42 | 2,36 | 2,29 | 2,23 | 2,18 | 2,07
110 - 287 [ 2,76 | 267 [ 259 | 252 | 2,45 | 2,39 | 2,20
625 130 - - 297 | 2,87 | 2,79 | 2,71 | 2,63 | 2,53 | 2,29
150 - - - 304 [ 295 | 286 | 2,76 | 2,61 | 2,37
170 - - - - 3,04 | 295 | 2,80 | 2,65 | 2,35
180 - - - - - 299 [ 281 | 266 | 2,35
90 282 | 273 | 263 | 254 | 247 | 240 | 2,34 | 2,28 | 2,19
110 - 298 [ 290 | 281 [ 2,72 | 264 | 257 | 2,51 | 2,40
550 130 - - 3,08 | 3,01 | 293 | 2,85 | 2,77 | 2,70 | 2,52
150 - - - 3,15 [ 308 | 3,01 [ 293 | 2,86 | 2,60
170 - - - - 3,15 | 3,09 | 3,02 | 2,90 | 2,64
180 - - - - - 3,15 | 3,07 | 293 | 2,65
90 288 | 281 | 273 | 264 | 256 | 249 | 243 | 2,37 | 2,27
110 - 3,06 [ 298 | 291 [ 283 | 2,75 | 2,67 | 2,60 | 2,49
500 130 - - 3,17 | 3,09 | 3,02 | 2,96 | 2,87 | 2,80 | 2,67
150 - - - 3,22 | 3,16 | 3,10 | 3,04 | 297 | 2,79
170 - - - - 3,23 | 3,17 | 3,11 | 3,06 | 2,82
180 - - - - - 323 | 3,17 | 3,11 | 2,84
90 299 | 291 | 2,83 | 2,76 | 269 | 2,62 | 2,56 | 2,49 | 2,38
110 - 317 [ 3,09 | 3,02 [ 294 | 288 | 2,81 | 2,74 | 2,62
440 130 - - 3,28 | 3,20 | 3,13 | 3,07 | 3,00 | 2,94 | 2,81
150 - - - 334 | 327 | 321|315 | 3,09 | 2,96
170 - - - - 3,34 | 3,28 | 3,22 | 3,17 | 3,01
180 - - - - - 334 | 328 | 3,22 | 3.06
90 3,12 | 303|296 | 290 | 284|278 | 272 | 265 | 253
110 - 333 [ 322 | 315|308 | 303297 | 291 | 280
370 130 - - 341 | 333 | 3,27 | 3,21 | 3,15 | 3,10 | 3,00
150 - - - 349 [ 342 | 3,35 | 3,29 | 3,24 | 3,14
170 - - - - 348 | 3,43 | 3,37 | 3,31 | 3,21
180 - - - - - 349 | 343 | 3,37 | 3,27
90 3,20 | 3,11 | 3,05 | 298 | 292 | 287 | 2,82 | 2,76 | 2.63
110 - 338 [ 330 | 3,23 [ 316 | 3,11 | 3,05 | 3,00 | 2,92
330 130 - - 3,50 | 342 | 3,36 | 3,30 | 3,24 | 3,19 | 3,10
150 - - - 358 [ 351 | 345|338 )| 333 | 324
170 - - - - 3,58 | 363 | 3,46 | 3,41 | 3,31
180 - 359 | 353 | 347 | 3.37

Mindestbewehrung ents

Zwischenwerte sind geradlinig zu interpolieren.

prechend Abschnitt 3.3.2 beachten.

Filigran-E-Gittertrager und Filigran-Ev-Gittertrager fur Fertigplatten mit statisch
mitwirkender Ortbetonschicht

Montagestutzweiten
Filigran E- Gittertrager fir Obergurt g 14 mm

Anlage 6

Z34637.17

1.15.1-24/16



elektronische kopie der abz des dibt: z-15.1-147

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung

Nr. Z-15.1-147 vom 3. November 2017

Deutsches
Institut

Bautechnik

fir

Montagestitzweiten (fiir SchweiBknotenabstand von a <20 cm)
bei Beschrankung der Durchbiegung auf < 10 mm
FILIGRAN-E-Gittertrager: OG-g 16 mm, UG 2 g 6 mm

Diagonalen: 2 g > 7 mm
Elementdicke > 50 mm

Tréager- | Trager- Zuldssige Montagestitzweiten [m]
abstand| hohe bei einer Gesamtdicke h [mm] von

[mm] | [mm] | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 300
70 2,24 | 2,17 | 2,10 - - - - - -
80 2,40 | 2,33 | 2,27 | 2,21 - - - - -
90 261 [ 254 [ 247 | 241 - - - - -

750 110 - 283 | 275 | 2,69 | 2,63 | 257 | 2,44 | 2,26 | 1,96
130 - - 296 | 288 | 282 | 267 | 244 | 2,26 | 1,96
150 - - - 3,03 | 287 | 267 | 244 | 2,26 | 1,96
180 - - - - - 267 | 244 | 2,26 | 1,96
70 2,37 | 2,30 | 2,23 - - - - - -
80 251 | 244 | 2,38 | 2,33 - - - - -
90 2,75 | 267 | 2,60 | 2,54 - - - - -

625 110 - 298 | 290 | 283 | 2,77 | 271 | 2,66 | 2,61 | 2,35
130 - - 311 | 304 [ 297 | 291 | 285|271 | 235
150 - - - 319 | 3,11 | 3,05 | 293 | 2,71 | 2,35
180 - - - - - 320 [ 293|271 ] 235
70 2,47 | 2,39 | 2,32 - - - - - -
80 2,60 | 253 | 246 | 2,41 - - - - -
90 284 | 2,76 | 2,69 | 2,63 - - - - -

550 110 - 3,09 | 3,00 | 293 | 287 | 2,81 | 2,75 | 2,70 | 2,62
130 - - 3,23 | 315 [ 3,08 | 3,02 | 296 | 2,90 | 2,67
150 - - - 3,30 | 3,23 | 3,16 | 3,10 | 3,05 | 2,67
180 - - - - - 334 | 327 | 3,08 | 2,67
70 254 | 2,46 | 2,39 - - - - - -
80 2,67 | 2,59 | 2,53 | 2,47 - - - - -
90 291 [ 283 [ 276 | 2,70 - - - - -

500 110 - 3,17 | 3,09 | 3,01 | 295 | 2,89 | 2,83 | 2,78 | 2,69
130 - - 332 | 324|316 | 310|304 | 298 | 288
150 - - - 339|332 (325|319 | 313|293
180 - - - - - 343 | 336 | 3,30 | 2,93
70 2,64 | 256 | 2,48 - - - - - -
80 2,76 | 2,68 | 2,62 | 2,56 - - - - -
90 302 | 293|286 | 279 - - - - -

440 110 - 3,28 | 3,20 | 3,12 | 3,05 | 2,99 | 2,93 | 2,88 | 2,79
130 - - 344 | 336 | 3,28 | 321 | 3,15 | 3,09 | 2,99
150 - - - 352 | 344|337 (330|324 | 314
180 - - - - - 354 | 348 | 342 | 331
70 2,77 | 2,69 | 2,62 - - - - - -
80 2,88 | 2,81 | 2,74 | 2,68 - - - -
90 3,16 | 3.07 [ 299 | 292 - - - - -

370 110 - 344 | 335 | 327|320 | 314 | 3,08 | 3,02 | 2,93
130 - - 361 | 352|345 ]|337 331|325 |314
150 - - - 3,69 | 3,61 | 354 | 3,47 | 3,41 | 3,29
180 - - - - - 3,71 | 3,64 | 358 | 347
70 284 | 276 | 2,70 | 2,64 | 259 | 2,54 - - -
80 296 | 2,88 | 2,81 | 2,75 | 2,70 | 2,65 - - -
90 323 [ 314 [ 307 [ 3002941289 |2841]280 | 271

330 110 - 349 | 341 | 3,34 | 327 | 3,21 | 3,16 | 3,11 | 3,02
130 - - 3,66 | 358 | 351 | 345|339 | 333|324
150 - - - 3,77 | 3,69 | 3,63 | 3,56 | 3,51 | 341
180 - - - - - 381 | 374 | 368 | 3.58

Mindestbewehrung entsprechend Abschnitt 3.3.2 beachten. Zwischenwerte sind geradlinig zu interpolieren.

Filigran-E-Gittertrager und Filigran-Ev-Gittertrager fur Fertigplatten mit statisch
mitwirkender Ortbetonschicht

Montagestutzweiten
Filigran E- Gittertrager fiir Obergurt g 16 mm

Anlage 7

Z34637.17

1.15.1-24/16



elektronische kopie der abz des dibt: z-15.1-147

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung

Nr. Z-15.1-147 vom 3. November 2017

Deutsches
Institut

Bautechnik

fir

Montagestitzweiten (fiir SchweiBknotenabstand von a <21 cm)
bei Beschrankung der Durchbiegung auf < 10 mm
FILIGRAN-Ev-Gittertrager: OG-g 10 mm, UG 2 g 6 mm
Diagonalen: 2 g > 7 mm
Elementdicke > 50 mm
Trager- | Trager- Zuléassige Montagestiutzweiten [m]
abstand | hthe bei einer Gesamtdicke h [mm] von
[mm] [mm] | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 320 | 340 | 360 | 380 | 400 | 420 | 440
180 (219211204 (198|193 |188 183|179 1,74 | 171|167 | 1,64
625 200 22012131207 1201(19 (191 (186182178 |1,74]|170
240 19 |185| 176|168 | 160 | 1,52 | 1,45 | 1,38
300 166 | 158|150 |142 | 136|129
180 | 3,00 | 2,89 | 2,79 | 2,70 | 2,62 | 254 | 2,47 | 2,41 | 2,35 | 2,30 | 2,25 | 2,20
330 200 302 1291|1282 |273|266]|258 252|246 240|235 ] 230
240 294|285 (278|270 264|258 | 252 | 247
300 3,00 | 292 [ 284|270 | 257 | 245
180 | 491 | 4,75 | 4,60 | 4,46 | 4,34 | 4,23 | 4,12 | 4,03 | 3,94 | 3,85 | 3,79 | 3,70
100 200 497 | 481 | 467 | 454 442 1431|421 |412 | 403|395 ]| 387
240 4,87 | 4,74 | 4,62 | 451 | 4,41 | 4,31 | 4,22 | 4,14
300 492 |1 480 | 469 1459 | 449 | 440
Voraussetzungen:
- Besondere Scherfestigkeiten (vgl. Abschnitt 2.1)
- Mindestens 2 Gittertrager in jeder Fertigteilplatte
- Zwischenwerte sind gesondert nachzuweisen!
- Mindestdruckfestigkeit 25 N/mmz2
Filigran-E-Gittertrager und Filigran-Ev-Gittertrager fur Fertigplatten mit statisch
mitwirkender Ortbetonschicht
N . Anlage 8
Montagestitzweiten
Filigran Ev- Gittertrager fir Obergurt g 10 mm mit Diagonalen g 7 mm

Z34637.17

1.15.1-24/16



elektronische kopie der abz des dibt: z-15.1-147

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Deutsches

Nr. Z-15.1-147 vom 3. November 2017 Insti’;gt
ur
Bautechnik

Montagestitzweiten (fiir SchweiBknotenabstand von a <21 cm)
bei Beschrankung der Durchbiegung auf < 10 mm
FILIGRAN-Ev-Gittertrager: OG-g 16 mm, UG 2 g 6 mm
Diagonalen: 2 g > 9 mm
Elementdicke > 50 mm
Trager- |Trager- Zulassige Montagestitzweiten [m]
abstand | hohe bei einer Gesamtdicke h [mm] von
[mm] | [mm] | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 320 | 340 | 360 | 380 | 400 | 420 | 440
180 |3.5213.29|3.08|290(274|259|246|235|224|214 (205|197
625 200 3.2913.081290(274|259|246]|235|224|214(2,05]|1,97
240 274 1259|246 |235]224 (214|205 | 1.97
300 246 1235|224 (214(2,05 1,97
180 |453|4.44|435|4.27(4.20|4.13|14.07|4.01|3.95|3.88(3.80]|3.72
330 200 459 1450|442 1436429423416 |4,10]|4.03|3.89 | 3.73
240 468 |4.61|454|444 (424 |4.06|3.89]|3.73
300 4,67 | 4,44 14,24 14,06 | 3.89 | 3.73
180 | 5.89|5.77|565|555(5.45|5.37|5.28|5.21|5.14|5.07|5.01|4.95
100 200 5,97 1585 |5.75[5.66 | 557|548 |541]|534|5.27 (5,20 5,14
240 6.08 | 598|589 (581|573 |5.66|559|5.52
300 62616171609 [1601[593]587
Voraussetzungen:
- Besondere Scherfestigkeiten (vgl. Abschnitt 2.1)
- Mindestbewehrung entsprechend Abschnitt 3.3.2 beachten
- Mindestens 2 Gittertrager in jeder Fertigteilplatte
- Zwischenwerte sind gesondert nachzuweisen
- Mindestdruckfestigkeit 25 N/mm?2
Filigran-E-Gittertrager und Filigran-Ev-Gittertrager fur Fertigplatten mit statisch
mitwirkender Ortbetonschicht
N . Anlage 9
Montagestitzweiten
Filigran Ev- Gittertrager fir Obergurt g 16 mm mit Diagonalen g 9 mm

Z34637.17

1.15.1-24/16



elektronische kopie der abz des dibt: z-15.1-147

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Deutsches
Nr. Z-15.1-147 vom 3. November 2017 Instn’;gt
iir

Bautechnik

Nachweis der Beschrdankung der Rissbreite
bei Verwendung von Gittertrégern mit glatten Untergurten und Zulagen aus Betonrippenstahl

Der Nachweis der Beschrankung der Rissbreite fir glatte Stébe darf analog DIN EN 1992-1-1/NA 2011-01,
Abschnitt 7.3.3 gefuhrt werden, jedoch gelten die Werte der folgenden Tabelle anstatt der Tabelle NA.7.2
aus DIN EN 1992-1-1:2011-01.

Tabelle 7.3N aus DIN EN 1992-1-1 darf fiir glatte Betonstahle nicht verwendet werden.

Spalte 1 | 2 | 3

. Grenzdurchmesser der Stabe in
Zeile  |Stahlspannung
mm
os [N'mm?]
Wi = 0,4mm | w, = 0,3mm | we = 0,2mm

1 160 14 14 11
2 200 14 11 7
3 240 10 8 5
4 280 7 6 -
5 320 6 - -
6 > 360 - - -

Filigran-E-Gittertrager und Filigran-Ev-Gittertrager fur Fertigplatten mit statisch
mitwirkender Ortbetonschicht

. N . . . Anlage 10
Nachweis der Beschrankung der Rissbreite bei glatten Untergurten g

Z34637.17 1.15.1-24/16



