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ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit
des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

Sofern in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Anforderungen an die besondere
Sachkunde und Erfahrung der mit der Herstellung von Bauprodukten und Bauarten
betrauten Personen nach den 8§17 Abs.5 Musterbauordnung entsprechenden
Landerregelungen gestellt werden, ist zu beachten, dass diese Sachkunde und Erfahrung
auch durch gleichwertige Nachweise anderer Mitgliedstaaten der Europaischen Union belegt
werden kann. Dies gilt ggf. auch fur im Rahmen des Abkommens Uber den Européischen
Wirtschaftsraum (EWR) oder anderer bilateraler Abkommen vorgelegte gleichwertige
Nachweise.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die fir die Durchfiihrung von
Bauvorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und
Bescheinigungen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter,
insbesondere privater Schutzrechte, erteilt.

Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter
gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen”, dem Verwender bzw. Anwender
des Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur
Verfigung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauaufsichtliche
Zulassung an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten
Behdorden Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfligung zu stellen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollstéandig vervielfaltigt werden. Eine
auszugsweise Vertffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fir
Bautechnik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dirfen der allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung nicht widersprechen. Ubersetzungen der allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung mussen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fiir Bautechnik
nicht geprufte Ubersetzung der deutschen Originalfassung" enthalten.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung koénnen nachtraglich erganzt und gedndert
werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.
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Il BESONDERE BESTIMMUNGEN
1 Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

(1) Gegenstand der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Herstellung von
vorwiegend geschosshohen und vorwiegend raumgrof3en vorgefertigten Mauertafeln aus

o Kalksandsteinen (Kalksand-Plansteine oder -Planelemente) mit den in der Leistungs-
erklarung nach EN 771-2 erklarten Leistungen nach Anlage 1 bzw. Anlage 2 und

e Dunnbettmoértel nach DIN EN 998-2 in  Verbindung mit DIN V 20000-412 bzw.
DIN V 18580

und die Bemessung und Ausfiihrung dieses Mauerwerks.

(2) Die Mauertafeln weisen folgende Abmessungen auf:
— Lange [mm]: 1250 bis 6000
— Breite [mm]: 115 bis 365

(3) Das Mauerwerk darf nicht als eingefasstes Mauerwerk nach DIN EN 1996-1-1 verwendet
werden.

(4) Der Transport und die Montage der Mauertafeln erfolgt mittels Flachstahl-Hebeb&andern,
an denen am Wandkopf ein Formteil zum Anschlagen an die Traverse angeordnet ist.

- (5) Dieser Bescheid bezieht sich auf Stoffe, Systemkomponenten und Zusammensetzungen,
die dem Deutschen Institut fir Bautechnik im Genehmigungsverfahren zur Priifung vorgelegt
worden sind. Eine Anderung dieser Genehmigungsgrundlagen wird von diesem Bescheid
nicht erfasst und ist dem Deutschen Institut flr Bautechnik unverziglich offen zu legen.

2 Bestimmungen fir die Mauertafeln

2.1 Eigenschaften und Zusammensetzung

211 (1) Soweit in dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung nichts anderes bestimmt ist,
gelten fur die Mauertafeln die Bestimmungen der Norm DIN 1053-4.

(2) Die Herstellung der Mauertafeln muss im Werk in stehender Fertigung erfolgen.

(3) Fur jede Mauertafel sind exakte Planungsunterlagen mit Angabe der Lage der Aufhénge-
punkte zu schaffen.

(4) Die Lange der Mauertafeln muss mindestens 1250 mm und darf héchstens 6000 mm
betragen. Die Mindestlange von 1250 mm darf nur bei Pfeilern und Passstlicken unter-
schritten werden.

(5) Die Mauertafeln missen 115 mm, 150 mm, 175 mm, 200 mm, 240 mm, 300 mm oder
365 mm dick sein (entsprechend der jeweiligen Steinbreite).

(6) Fur die Mauertafeln sind Kalksand-Plansteine (Blocksteine) oder -Planelemente nach
Abschnitt 2.1.2 zu verwenden. Die Kalksand-Plansteine bzw. -Elemente sind mit Diinnbett-
mortel nach DIN EN 998-2 in Verbindung mit DIN V 20000-412 bzw. DIN V 18580 knirsch
aneinander stoRend (Kalksand-Plansteine ohne Stol3fugenvermortelung, Kalksand-
Planelemente mit oder ohne Stol3fugenvermoértelung) im Verband zu vermauern.

2.1.2 (1) Die Kalksand-Plansteine und -Planelemente missen Kalksandsteine nach der Norm
DIN EN 771-2 in Verbindung mit DIN 20000-402 mit CE-Kennzeichnung (System zur
Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestandigkeit (AVCP) 2+) mit den in Anlage 1
bzw. Anlage 2 genannten wesentlichen Merkmalen sein.

(2) Der auf die Lagerflache bezogene Lochanteil (Griffhilfen und Grifflécher) bei Kalksand-
Plansteinen (Blocksteinen) nach Anlage 1 darf héchstens 15 % betragen.

Z79787.16 1.17.1-143/15
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(3) Die Kalksand-Plansteine entsprechen der Druckfestigkeitsklasse 12, 16, 20 oder 28 und
der Rohdichteklasse 1,4; 1,6; 1,8; 2,0 oder 2,2 nach DIN 20000-402; die Kalksand-
Planelemente entsprechen der Druckfestigkeitsklasse 12, 16, 20 oder 28 und der
Rohdichteklasse 1,8; 2,0 oder 2,2 nach DIN 20000-402.

(4) Hinsichtlich der Zuordnung der deklarierten Druckfestigkeiten und Rohdichten der
Kalksand-Plansteine bzw. Kalksand-Planelemente zu Druckfestigkeitsklassen und
Rohdichteklassen siehe Abschnitt 3.1.

Transport, Lagerung, Montage und Kennzeichnung
Transport, Lagerung und Montage

(1) Fur den Transport, fur die Lagerung und fur die Montage sind neben dem berufs-
genossenschaftlichen Regelwerk (DGUV Vorschrift 38 "Bauarbeiten”; DGUV
Grundsatz 301-003 "Prifung und Beurteilung der Transport- und Montagesicherheit von
Fertigbauteilen aus Mauerwerk”, DGUV Regel 100-500 "Betreiben von Lastaufnahme-
einrichtungen im Hebezeugbetrieb”, Kapitel 2.8) die einschlagigen Regeln, z. B. die Norm
DIN EN 13155 "Krane - Sicherheit - Lose Lastaufnahmemittel” und DIN 1053-4 zu beachten.

(2) Fur den Transport mussen vertikal als Hebeb&nder und horizontal zur Sicherung der
untersten Schicht Flachstahlbander SIGNODE MAGNUS USLM 31,75 mm x 1,12 mm
gemal Anlage 3 bzw. Anlage 4 angeordnet werden. Alternativ dirfen auch andere Flach-
stahlbéander mit mindestens der gleichen Breite, mit mindestens der gleichen Zugbruchlast
und hdéchstens der gleichen Bruchdehnung verwendet werden; hiervon abweichende Flach-
stahlbénder nur dann, wenn deren Eignung nach DGUV Grundsatz 301-003 nachgewiesen
ist.

(3) Das horizontal angeordnete Flachstahlband zur Sicherung der untersten Steinlage muss
in halber Hohe der untersten Steinlage angebracht werden (siehe Anlage 3 bzw. Anlage 4).

(4) Die vertikal angeordneten Flachstahlb&dnder missen die Mauertafeln vollstandig
umschliefen und am Wandkopf mit einem Formteil versehen sein, das zum Anschlagen an
die Traverse dient. Der Hochstabstand der Hebebander ist bei Mauertafeln aus
KS-Planelementen so einzurichten, dass jedes Element (bei Elementlange = 898 mm) bzw.
jedes zweite Element (bei Elementlange = 498 mm) durch ein Hebeband erfasst wird. Der
erforderliche Abstand der Aufhangungen ist in Abhangigkeit vom Gewicht der Mauertafeln
und den im Lasteinleitungsbereich des Bauteils aufnehmbaren Beanspruchungen zu
ermitteln und festzulegen. Fiur die Ermittlung der zuldssigen Anhangelasten gilt der DGUV
Grundsatz 301-003, Abschnitt 4.

(5) Die Mauertafeln durfen nur stehend gelagert und transportiert werden. Wéhrend der
Montage muss die Standsicherheit der Mauertafeln sichergestellt sein (siehe auch
DIN 1053-4).

(6) Die vorgefertigten Mauertafeln sind so anzuhdngen, dass alle Aufhdngepunkte einer
Mauertafel anteilmafRig belastet werden (Ausgleichstraverse). Beim Transport ist eine
Teilauflagerung des Fertighauteils unzulassig.

(7) Angaben, die fur die Bauausfihrung notwendig sind, missen in einer allgemeinen
Montageanleitung enthalten und - soweit erforderlich - erlautert sein. Hierzu gehdren unter
anderem Angaben des Herstellers bzw. des Montagebetriebes Uber den Montagevorgang,
die Montagereihenfolge, die Tragfahigkeit der einzusetzenden Hebezeuge und Art, Anzahl
und erforderliche Tragféhigkeit von Montageabstiitzungen und Hilfskonstruktionen wéahrend
des Montagezustandes.

Kennzeichnung

(1) Die vorgefertigten Mauertafeln miissen vom Hersteller mit dem Ubereinstimmungs-
zeichen (U-Zeichen) nach den Ubereinstimmungszeichen-Verordnungen der Lander
gekennzeichnet werden. Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen
nach Abschnitt 2.3 erfiillt sind.
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(2) Zusétzlich ist eine Kennzeichnung der Mauertafeln nach DIN 1053-4 vorzunehmen.
AuBBerdem ist jede Liefereinheit (z. B. Mauertafeln) mit einem mindestens A4 grof3en
Beipackzettel mit folgenden Angaben zu versehen:

— Bezeichnung des Zulassungsgegenstandes

— Zulassungsnummer; Z-17.1-1167

— Typ- bzw. Positionsnummer*

— Bezeichnung der Kalksand-Plansteine bzw. -Elemente

— Druckfestigkeitsklasse der Kalksand-Plansteine bzw. Kalksand-Planelemente
— Rohdichteklasse der Kalksand-Plansteine bzw. Kalksand-Planelemente
— Eigenlast des Fertigbauteils

— Herstellerzeichen

— Hersteller und Herstellwerk

— Herstellungstag

Ubereinstimmungsnachweis

Allgemeines

(1) Die Bestatigung der Ubereinstimmung der Bauprodukte mit den Bestimmungen dieser
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss firr jedes Herstellwerk mit einem Uberein-
stimmungszertifikat auf der Grundlage einer werkseigenen Produktionskontrolle und einer
regelmaRigen Fremduberwachung einschlieRlich einer Erstprifung des Bauprodukts nach
MaRgabe der folgenden Bestimmungen erfolgen.

(2) Fur die Erteilung des Ubereinstimmungszertifikates und die Fremdiberwachung
einschliellich der dabei durchzufiihrenden Produktprifungen hat der Hersteller des
Bauprodukts eine hierfir anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierfiir anerkannte
Uberwachungsstelle einzuschalten.

(3) Die Erklarung, dass ein Ubereinstimmungszertifikat erteilt ist, hat der Hersteller durch
Kennzeichnung der Bauprodukte mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) unter
Hinweis auf den Verwendungszweck abzugeben.

(4) Dem Deutschen Institut far Bautechnik ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des
von ihr erteilten Ubereinstimmungszertifikates zur Kenntnis zu geben. Dem Deutschen
Institut far Bautechnik ist zusatzlich eine Kopie des Erstprifberichtes zur Kenntnis zu geben.

Werkseigene Produktionskontrolle

(1) In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durch-
zufiihren. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzunehmende
kontinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicherstellt, dass die
von ihm hergestellten Bauprodukte den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung entsprechen.

(2) Fur Umfang, Art und Haufigkeit der werkseigenen Produktionskontrolle gilt DIN 1053-4,
Abschnitt 10.2, sinngemalf.

(3) Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und auszu-
werten.

(4) Die Aufzeichnungen missen mindestens folgende Angaben enthalten:
— Bezeichnung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials und der Bestandteile
— Art der Kontrolle oder Prifung

— Datum der Herstellung und der Prifung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials
oder der Bestandteile

Die Typ- bzw. Positionsnummer, die auch auf der Mauertafel selbst anzubringen ist (sieche DIN 1053-4), muss die
eindeutige Zuordnung der verwendeten Mauersteine gemaf den Angaben auf dem Beipackzettel ermdglichen.

1.17.1-143/15
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— Ergebnis der Kontrollen und Prifungen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den
Anforderungen

— Unterschrift des fiir die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen.

(5) Die Aufzeichnungen sind mindestens finf Jahre aufzubewahren und der fiir die Fremd-
tiberwachung eingeschalteten Uberwachungsstelle vorzulegen. Sie sind dem Deutschen
Institut fir Bautechnik und der zustandigen obersten Bauaufsichtsbehérde auf Verlangen
vorzulegen.

(6) Bei ungenitigendem Priifergebnis sind vom Hersteller unverziiglich die erforderlichen
MafRnahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Bauprodukte, die den Anforderungen
nicht entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit tbereinstimmenden
ausgeschlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch méglich und
zum Nachweis der Mangelbeseitigung erforderlich - die betreffende Prifung unverztglich zu
wiederholen.

Fremduberwachung

(1) In jedem Herstellwerk ist die werkseigene Produktionskontrolle durch eine Fremduber-
wachung regelmafig zu Uberprifen, mindestens jedoch zweimal jahrlich.

(2) Im Rahmen der Fremduberwachung ist eine Erstprifung und sind Regeliberwachungs-
prifungen nach DIN 1053-4, Abschnitt 10.3, durchzufiihren und es kdnnen auch Proben fir
Stichprobenprifungen enthommen werden. Dabei ist die Einhaltung der in dieser
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung gestellten Anforderungen zu tberprifen.

(3) Die Aufgaben der anerkannten Stellen bei der Uberwachung der Herstellung und der
werkseigenen Produktionskontrolle ergeben sich im Allgemeinen aus DIN 18200.

(4) Dem Deutschen Institut fur Bautechnik ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des
Erstprifberichtes zuzusenden.

(5) Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremdiberwachung sind mindestens funf Jahre
aufzubewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Uberwachungsstelle dem
Deutschen Institut fir Bautechnik und der zustandigen obersten Bauaufsichtsbehérde auf
Verlangen vorzuzeigen.

Bestimmungen fir Bemessung und Entwurf

Zuordnung der Druckfestigkeits- und Rohdichteklassen
(1) Fur die Zuordnung der Druckfestigkeitsklassen gilt Tabelle 1.

Tabelle 1: Druckfestigkeitsklassen
Mittelwert der Druckfestigkeit Druckfestigkeitsklasse
N/mm?2
Kalksand-Plansteine Kalksand-Planelemente
(Blocksteine) nach nach Anlage 2
Anlage 1
>15,6 =>18,8 12
> 20,8 =>25,0 16
= 26,0 = 31,3 20
> 36,5 >43,8 28
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(2) Fur die Zuordnung der Rohdichteklassen gilt Tabelle 2.

Tabelle 2: Rohdichteklassen
Brutto-Trockenrohdichte Rohdichteklasse
kg/m3

1210 bis 1400 1,4

1410 bis 1600 1,6

1610 bis 1800 1,8

1810 bis 2000 2,0

2010 bis 2200 2,2
Berechnung

(1) Fur die Berechnung des Mauerwerks aus den Mauertafeln aus Kalksand-Plansteinen
bzw. -Planelementen gelten die Bestimmungen der Norm DIN EN 1996-1-1 in Verbindung
mit DIN EN 1996-1-1/NA, DIN EN 1996-1-1/NA/A1 und DIN EN 1996-1-1/NA/A2 sowie
DIN EN 1996-3 in Verbindung mit DIN EN 1996-3/NA, DIN EN 1996-3/NA/A1 und
DIN EN 1996-3/NA/A2 fiur Mauerwerk im Dunnbettverfahren (Mauerwerk mit DiUnnbett-
mortel) ohne StoRfugenvermdortelung, soweit in dieser allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung nichts anderes bestimmt ist.

(2) Das Mauerwerk darf nur als zweiseitig gehalten in Rechnung gestellt werden.

(3) Die charakteristischen Werte der Eigenlast fir das Mauerwerk aus den Kalksand-Plan-
steinen bzw. Kalksand-Planelementen sind entsprechend der Rohdichteklasse
DIN EN 1991-1-1 in  Verbindung mit DIN EN 1991-1-1/NA,  NCI Anhang NA.A,
Tabelle NA.A 13 zu entnehmen.

(4) Fur die charakteristischen Werte fy der Druckfestigkeit des Mauerwerks aus Mauertafeln
aus Kalksand-Plansteinen nach Anlage 1 und Kalksand-Planelementen nach Anlage 2
gelten die Werte von DIN EN 1996-1-1/NA/A1, Tabelle NA.7 bzw. DIN EN 1996-3/NA/A1,
Tabelle NA.D.4 fur KS-Plansteine KS-P bzw. KS-Planelemente KS-XL.

(5) Fur die Ermittlung des Bemessungswertes des Tragwiderstandes bei Berechnung nach
DIN EN 1996-1-1 in Verbindung mit DIN EN 1996-1-1/NA ist der Abminderungsfaktor @, zur
Bericksichtigung von Schlankheit und Ausmitte gemaf NCI Anhang NA.G zu berechnen.

(6) Sofern gemafr DIN EN 1996-1-1/NA, NCI zu 5.5.3 bzw. DIN EN 1996-3/NA, NDP zu
4.1 (1)P, ein rechnerischer Nachweis der Schubtragféhigkeit erforderlich ist, ist dieser nach
DIN EN 1996-1-1, Abschnitt 6.2, in Verbindung mit DIN EN 1996-1-1/NA, NCI zu 6.2, zu
fuhren.

(7) Der rechnerische Ansatz von zusammengesetzten, nicht in einer Ebene liegenden Quer-
schnitten ist unzulassig.

(8) Sollen zur Aufnahme von horizontalen Kraften (z. B. Windlasten) in Wandebene mehrere
Mauertafeln als eine zusammenwirkende Wandscheibe statisch in Rechnung gestellt
werden, so gelten fir Mauertafeln aus Kalksand-Plansteinen bzw. -Planelementen nach
Abschnitt 2.1.2 die Bestimmungen der Norm DIN 1053-4, Abschnitt 7.1.3, wobei die
zulassige Schubspannung in den vertikalen Tafelst6Ren nicht héher angesetzt werden darf
als die zulassige Schubspannung in der Mauertafel selbst. Die StoRR-/Anschluf3fugen
zwischen den Mauertafeln sind mit Normalmauermértel nach DIN V 18580 der Mortel-
gruppe lll zu verfullen. Es durfen nur Mauertafeln mit einer Breite mindestens gleich der
Geschol3hdhe in Rechnung gestellt werden.

(9) Bei nicht raumbreiten Mauertafeln, die rechtwinklig zu ihrer Ebene belastet werden,
dirfen Biegezugspannungen nicht in Rechnung gestellt werden. Ist ein rechnerischer Nach-
weis der Aufnahme dieser Belastung erforderlich, so darf eine Tragwirkung nur rechtwinklig
zu den Lagerfugen unter Ausschluss von Biegezugspannungen angenommen werden.

1.17.1-143/15
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(10) Bei raumbreiten, seitlich gehaltenen Mauertafeln dirfen Biegezugfestigkeiten parallel
zur Lagerfuge in Rechnung gestellt werden. Biegezugfestigkeiten rechtwinklig zur Lagerfuge
darfen nicht angesetzt werden.

(11) Bei Kellerwanden dirfen die vereinfachten Berechnungsverfahren nach

DIN EN 1996-1-1/NA, NCI zu 6.3.4, und DIN EN 1996-3, Abschnitt 4.5, nur angewendet
werden, wenn die Mauertafeln raumbreit sind.

(12) Beziiglich der Bestimmungen der Normen DIN EN 1996-1-1 in Verbindung mit
DIN EN 1996-1-1/NA und DIN EN 1996-3 in Verbindung mit DIN EN 1996-3/NA, in denen
Wanddicken genannt sind, ist bei Wanddicken, die nicht in der Norm genannt sind, die
nachst niedrigere Wanddicke des Oktametermauerwerks mafRgebend.

(13) Bei der Bemessung der Mauertafeln sind die Beanspruchungen aus Lagerung,
Transport, Montage und Bauzustanden zu beriicksichtigen (siehe auch Abschnitt 2.2.1).

Warmeschutz

Fur den rechnerischen Nachweis des Warmeschutzes gelten die Bestimmungen von
DIN 4108-4, fur Mauerwerk aus Kalksandsteinen.

Schallschutz
Sofern Anforderungen an den Schallschutz gestellt werden, ist DIN 4109 maf3gebend.

Witterungsschutz

AuBenwande sind stets mit einem Witterungsschutz zu versehen. Alle Schutzmal3Bhahmen
gegen Feuchtebeanspruchung (z. B. Witterungsschutz bei Aulienwanden mit Putz) sind so
zu wahlen, dass eine dauerhafte Uberbriickung der StoRfugenbereiche gegeben ist.

Feuerwiderstandsfahigkeit

(1) Die Verwendung von Wanden und Pfeilern aus Mauerwerk nach dieser allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung, an die Anforderungen an die Feuerwiderstandsfahigkeit und
diesbeziiglich die bauaufsichtliche Anforderung® "feuerhemmend", "hochfeuerhemmend",
"feuerbestandig" oder "Feuerwiderstandsfahigkeit 120 Min" und von Wé&nden, an die die
Anforderung "Brandwand" gestellt werden, ist fur die nachfolgenden Angaben nach-
gewiesen.

(2) Fur eine Klassifizierung nach DIN EN 13501-2 von Wanden und Pfeilern aus Mauertafeln
aus Kalksand-Plansteinen bzw. -Planelementen gelten die Bestimmungen der Norm
DIN EN 1996-1-2 in Verbindung mit DIN EN 1996-1-2/NA flir das entsprechende nicht vor-
gefertigte Mauerwerk, sofern nachfolgend nichts anderes bestimmt ist

(3) Brandwande missen aus entsprechend breiten Mauertafeln (ohne Stof3 nach 3.2 (8))
bestehen.

(4) Bei Bemessung nach dem vereinfachten Verfahren nach DIN EN 1996-3/NA darf bei der
Ermittlung von g5 nach den Gleichungen (NA.1) und (NA.2) der Faktor (1-2-emq/t) ndhe-
rungsweise mit a/t angenommen werden.

Bestimmungen fur die Ausfihrung

(1) Fur die Ausfihrung des Mauerwerks gelten die Bestimmungen der Normen
DIN EN 1996-1-1 in Verbindung mit DIN EN 1996-1-1/NA und DIN EN 1996-2 in Verbindung
mit DIN EN 1996-2/NA sowie DIN 1053-4, sofern in dieser allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung nichts anderes bestimmt ist.

(2) Fur Transport, Lagerung und Montage der Mauertafeln gelten die Bestimmungen von
Abschnitt 2.2.1 dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung.

Zuordnung der Feuerwiderstandsklassen zu den bauaufsichtlichen Anforderungen gemaf Bauregelliste A Teil 1,
Anlage 0.1.1 (in der jeweils gultigen Ausgabe)
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(3) Die Mauertafeln sind nach einem Versetzplan vollflachig in ein waagerechtes Mortelbett
zu versetzen. Hierbei ist als Mauermdrtel Normalmauermértel nach DIN EN 998-2 in
Verbindung mit DIN V 20000-412 bzw. DIN V 18580 der Mortelgruppe Il zu verwenden. Die
Dicke der Ausgleichsschicht muss mindestens 5 mm betragen und darf 30 mm nicht Uber-
schreiten.

(4) Vertikale Fugen zwischen den einzelnen Mauertafeln und Fugen zwischen quer
zueinander verlaufenden Wéanden (z. B. Wandkreuzungen) sollen unter Beriicksichtigung
der Fugen- und Montagetoleranzen mindestens 20 mm, jedoch héchsten 40 mm, breit sein
und sind mit Normalmauermortel nach DIN EN 998-2 in Verbindung mit DIN V 20000-412
bzw. DIN V 18580 so zu vermoérteln, dass die bauphysikalischen Anforderungen hinsichtlich
Brandschutz, Warmeschutz und Schallschutz erfullt werden.

(5) Sollen zur Aufnahme von horizontalen Kraften (z. B. Windlasten) in Wandebene mehrere
Mauertafeln als eine zusammenwirkende Wandscheibe statisch in Rechnung gestellt
werden, so sind die Stol3-/Anschlu3fugen in den Mauertafelstélen gemaf Positionsplan und
Standsicherheitsnachweis stets mit Normalmauermdortel nach DIN EN 998-2 in Verbindung
mit DIN V 20000-412 bzw. DIN V 18580 der Mértelgruppe 1l zu verfillen. Fur den Fillmoértel
und dessen Verarbeitung gelten die Bestimmungen der Norm DIN 1053-4, Abschnitt 8.2.4.3.

(6) Die Wande mussen stets an ihrer Ober- und Unterseite horizontal durch Ringbalken oder
durch statisch gleichwertige MalRBnahmen, z. B. aussteifende Deckenscheiben, gehalten
sein.

Normenverzeichnis

EN 771-2:2011+A1:2015 Specification for masonry units — Part 2: Calcium silicate masonry

units; Deutsche Fassung: Festlegungen fir Mauersteine — Teil 2:
Kalksandsteine

DIN EN 998-2:2010-12 Festlegungen fur Mortel im Mauerwerksbau; Teil 2 — Mauermortel
DIN 1053-4:2013-04 Mauerwerk; Teil 4: Fertigbauteile
DIN EN 1991-1-1:2010-12 Eurocode 1: Einwirkungen auf Tragwerke — Teil 1-1: Allgemeine

Einwirkungen auf Tragwerke; Wichten, Eigengewicht und Nutz-
lasten im Hochbau

DIN EN 1991-1-1/NA:2010-12 Nationaler Anhang — National festgelegte Parameter - Eurocode 1:

Einwirkungen auf Tragwerke — Teil 1-1: Allgemeine Einwirkungen
auf Tragwerke; Wichten, Eigengewicht und Nutzlasten im Hochbau

DIN EN 1996-1-1:2010-12 Eurocode 6: Bemessung und Konstruktion von Mauerwerks-

bauten -Teil 1-1: Allgemeine Regeln fir bewehrtes und
unbewehrtes Mauerwerk

DIN EN 1996-1-1/NA:2012-05 Nationaler Anhang — National festgelegte Parameter - Eurocode 6:

Bemessung und Konstruktion von Mauerwerksbauten — Teil 1-1:
Allgemeine Regeln fiir bewehrtes und unbewehrtes Mauerwerk

DIN EN 1996-1-1/NA/A1:2014-03 Nationaler Anhang — National festgelegte Parameter - Eurocode 6:

Bemessung und Konstruktion von Mauerwerksbauten — Teil 1-1:
Allgemeine Regeln fir bewehrtes und unbewehrtes Mauerwerk;
Anderung Al

DIN EN 1996-1-1/NA/A2:2015-01 Nationaler Anhang — National festgelegte Parameter - Eurocode 6:

Bemessung und Konstruktion von Mauerwerksbauten — Teil 1-1:
Allgemeine Regeln fur bewehrtes und unbewehrtes Mauerwerk ;
Anderung A2

DIN EN 1996-1-2:2011-04 Eurocode 6: Bemessung und Konstruktion von Mauerwerksbauten

Z79787.16

— Teil 1-2: Allgemeine Regeln — Tragwerksbemessung fir den
Brandfall
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DIN EN 1996-2:2010-12

DIN EN 1996-2/NA:2012-01

DIN EN 1996-3:2010-12

DIN EN 1996-3/NA:2012-01

DIN EN 1996-3/NA/A1:2014-03
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DIN 4108-4:2013-02

DIN 4109:1989-11
DIN EN 13501-2:2010-02

DIN V 18580:2007-03
DIN 20000-402:2016-03

DIN Vv 20000-412:2004-03

Bettina Hemme
Referatsleiterin
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Nationaler Anhang — National festgelegte Parameter — Eurocode 6:
Bemessung und Konstruktion von Mauerwerksbauten — Teil 1-2:
Allgemeine Regeln — Tragwerksbemessung fur den Brandfall

Eurocode 6: Bemessung und Konstruktion von Mauerwerksbauten
— Teil 2: Planung, Auswahl der Baustoffe und Ausfiihrung von
Mauerwerk

Nationaler Anhang — National festgelegte Parameter - Eurocode 6:
Bemessung und Konstruktion von Mauerwerksbauten — Teil 2:
Planung, Auswahl der Baustoffe und Ausfiihrung von Mauerwerk

Eurocode 6: Bemessung und Konstruktion von Mauerwerksbauten
— Teil 3: Vereinfachte Berechnungsmethoden fir unbewehrte
Mauerwerksbauten -

Nationaler Anhang — National festgelegte Parameter - Eurocode 6:
Bemessung und Konstruktion von Mauerwerksbauten — Teil 3:
Vereinfachte Berechnungsmethoden fir unbewehrte Mauerwerks-
bauten

Nationaler Anhang — National festgelegte Parameter - Eurocode 6:
Bemessung und Konstruktion von Mauerwerksbauten — Teil 3:
Vereinfachte Berechnungsmethoden fir unbewehrte Mauerwerks-
bauten; Anderung Al

Nationaler Anhang — National festgelegte Parameter - Eurocode 6:
Bemessung und Konstruktion von Mauerwerksbauten — Teil 3:
Vereinfachte Berechnungsmethoden fir unbewehrte Mauerwerks-
bauten; Anderung A2

Warmeschutz und Energie-Einsparung in Gebauden; Teil 4:
Warme- und feuchteschutztechnische Bemessungswerte

Schallschutz im Hochbau; Anforderungen und Nachweise

Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu lhrem Brand-
verhalten — Teil 2: Klassifizierung mit den Ergebnissen aus den
Feuerwiderstandsprifungen, mit Ausnahme von Liftungsanlagen

Mauermdortel mit besonderen Eigenschaften

Anwendung von Bauprodukten in Bauwerken — Teil 402: Regeln
far die Verwendung von Kalksandsteinen nach
DIN EN 771-2:2015-11

Anwendung von Bauprodukten in Bauwerken — Teil 412: Regeln
fur die Verwendung von Mauermortel nach DIN EN 998-2:2003-09

Beglaubigt

1.17.1-143/15



elektronische kopie der abz des dibt: z-17.1-1167

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Nr. Z-17.1-1167 vom 29. Marz 2017

Deutsches
Institut

fur
Bautechnik

Far den Verwendungszweck notwendige produktbezogene
Angaben in der Leistungserklarung bzw. CE-Kennzeichnung
nach EN 771-2

Kalksandsteine - Kategorie |
Kalksand-Plansteine 248 x 115 x 248

Fur tragendes und nichttragendes, geschitztes Mauerwerk

Lange I 248 mm Alternative Werte und Kombinationen der
Malie Breite t: 115 mm Lange, Breite und Hb6he siehe Anlage 1,
Héhe h: 248 mm Blatt 2, Tabelle 1
Grenzabmalle Klasse T3

entsprechend Anlage 1, Blatt 2

Form und Ausbildung von 2

Alternative Werte der deklarierten
Druckfestigkeit in N/mmg?

Mittlere Druckfestigkeit - zur
Lagerflache (am ganzen Stein) N/mm?2 215,6
Mauersteinkategorie |

2 20,8 2 26,0 2 36,5

Normierte Druckfestigkeit L zur
Lagerflache (am ganzen Stein) N/mm?2 *
Mauersteinkategorie |

Verbundfestigkeit: Festgelegter

2

Wert nach DIN EN 998-2 N/mm 0.30
Brandverhalten Klasse Al
Wasseraufnahme NPD
Wasserdampf-Diffusions-
widerstandszahl nach NPD Alternative deklarierte Wertebereiche der
DIN EN 1745 Brutto-Trockenrohdichte in kg/m3

) >1210 > 1410 > 1610 > 1810 > 2010
Brutto-Trockenrohdichte kg/ms3

<1400 = 1600 = 1800 2> 2010 > 2200

Frostwiderstand NPD

*  Wert wie vom Hersteller deklariert

Mauertafeln aus Kalksand-Plansteinen und Kalksand-Planelementen

Kalksand-Plansteine (Blocksteine)

Angaben in der Leistungserklarung bzw. CE-Kennzeichnung nach EN 771-2

Anlage 1
Blatt 1 von 2

Z72975.17
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Form B

H Ii

B |}
X 1
I
I
H I OGH
I
I
UGH I
1

Grifflocher

Kreisférmig in der
Mittellinie

Griffhilfen

UGH Héhe < 50 mm
und Breite <% B

OGH Breite <72 B

elliptisch

Y

-t
— d,—+
Steinabmessungen ** Griffloch

L B d; s d, <
115 155 35
150 140 50
248 175 130 63
200 130 72

—
Iy 4@

Steinabmessungen ** Grifflocher
L B d,< d, <
248 240 140 35
300 150 55

298 175 75 64

Form C
. . ** Randabstand = 50
Stirnflichen Abstand zwischen
- den Grifflochern = 70
(=) Bei Vollsteinen mit einer
B B Lénge von 248 mm, einer
Breite von 115 mm und
H einer Bruttotrockenrohdichte
-~ = 1,41 kg/dm?
darf der Randabstand mindestens
B L Tiefe der Nut <4 40 mm betragen
Tabelle 1: Alternative Werte und Kombinationen der Lange L, Breite B und Héhe H
Abmessungen
Lange L Breite B Hohe H

mm mm mm
115*

248 150

498 175
200 248
240
300

248 365

298 175

* Griffhilfen nicht vorhanden

Mauertafeln aus Kalksand-Plansteinen und Kalksand-Planelementen

Form und Ausbildung Kalksand-Plansteine (Blocksteine) und
alternative Werte und Kombinationen der Lange, Breite und Hohe

Anlage 1
Blatt 2 von 2

Z72975.17
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Far den Verwendungszweck notwendige produktbezogene
Angaben in der Leistungserklarung bzw. CE-Kennzeichnung
nach EN 771-2

Kalksandsteine - Kategorie |
Kalksand-Planelemente 498 x 115 x 498

Fur tragendes und nichttragendes, geschuiitztes Mauerwerk

Lange I 498 mm Alternative Werte und Kombinationen der
Malie Breite t: 115 mm Lange, Breite und Hb6he siehe Anlage 2,
Héhe h: 498 mm Blatt 2, Tabelle 1
Grenzabmalle Klasse T3

Form und Ausbildung

entsprechend Anlage 2, Blatt 2
von 2

Alternative Werte der deklarierten
Druckfestigkeit in N/mmg?

Mittlere Druckfestigkeit - zur
Lagerflache

. . N/mm?2 >18,8 =250 >31,3 =>43,8

(am geschnittenen Prisma)

Mauersteinkategorie |

Normierte Druckfestigkeit - zur

Lagerflache 2 N

(am geschnittenen Prisma) N/mm

Mauersteinkategorie |

Verbundfestigkeit: Festgelegter 5

Wert nach DIN EN 998-2 N/mm 0.30

Brandverhalten Klasse Al

Wasseraufnahme NPD

Wasserdampf-Diffusions-

widerstandszahl nach NPD Alternative deklarierte Wertebereiche der
DIN EN 1745 Brutto-Trockenrohdichte in kg/m3

. >1610 > 1810 = 2010
Brutto-Trockenrohdichte kg/m3
<1800 <2000 <2200
Frostwiderstand NPD
*  Wert wie vom Hersteller deklariert
Mauertafeln aus Kalksand-Plansteinen und Kalksand-Planelementen
: : N . Anlage 2

Angaben in der Leistungserklarung bzw. CE-Kennzeichnung nach EN 771-2 Blatt 1 von 2
Kalksand-Planelemente

Z3073.17
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< 70 (mit 10 mm Fase)

=85

Tabelle 1: Alternative Abmessungen der KS-Planelemente

S
A S
.8
Klserﬂeﬂt
er?
H e

Grifflocher

t=85mm
d = 50 mm (einschl. Fase a.d. Lagerflache = 70 mm)

Stirnflichen

Tiefe der Nut = 4 mm

Abmessungen KS-Planelemente Abmessungen KS-Rasterelemente
Lange L Breite B Hohe H Lange L Breite B Hohe H
mm mm mm mm mm mm
115 115
150 150
175 498 (248) 175 498
898 598 598
998 200 623 (373) 200 623
240 648 498 240
300 300
365 365
(...) L fur Erganzungselemente
Mauertafeln aus Kalksand-Plansteinen und Kalksand-Planelementen
Form und Ausbildung Kalksand-Planelemente und Blgtr:lggveoﬁ 2
alternative Werte und Kombinationen der Lange, Héhe und Breite

Z3073.17

1.17.1-143/15



elektronische kopie der abz des dibt: z-17.1-1167

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Deutsches
Nr. Z-17.1-1167 vom 29. Marz 2017 lnstl:gt
iir

Bautechnik

A\ Krantraverse
/gl/ © \(g\ V;

/ \
Kot Nd

Kopfformteil

Form und Ausbildung Mauertafeln — mit Hebe- und Sicherungsbéandern -, hergestellt unter
Verwendung von Kalksand-Plansteinen (Blocksteine)

\ .
L<6,00m |

H = Hebebander

S = Sicherungsband

Sicherung der untersten Schicht
Flachstahlband 31,75 x 1,12 mm am Wandful?
Mauertafeln aus Kalksand-Plansteinen und Kalksand-Planelementen
Anlage 3

710572.17
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Krantraverse

—© — r

]
| -
[l

-
a2a
e
-

L=6,00 m

Bild 1: Mauertafel mit KS-Planelementen, Steinldangen = 898 mm
Sicherung durch Flachstahlbander

& ¥ & £ ¥ ¥ 2

Kopfformteil

Kopfformteil

A

L=6,00 m

Bild 2: Mauertafel mit KS-Planelementen, Steinldnge L = 498 mm
Sicherung durch Flachstahlbdnder

H = Hebebander
S = Sicherungsband

Mauertafeln aus Kalksand-Plansteinen und Kalksand-Planelementen

Form und Ausbildung Mauertafeln — mit Hebe- und Sicherungsbéandern -, hergestellt unter
Verwendung von Kalksand-Planelementen

Anlage 4

710572.17
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