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ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit
des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

Sofern in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Anforderungen an die besondere
Sachkunde und Erfahrung der mit der Herstellung von Bauprodukten und Bauarten betrau-
ten Personen nach den 8§ 17 Abs. 5 Musterbauordnung entsprechenden Landerregelungen
gestellt werden, ist zu beachten, dass diese Sachkunde und Erfahrung auch durch gleich-
wertige Nachweise anderer Mitgliedstaaten der Europaischen Union belegt werden kann.
Dies gilt ggf. auch fur im Rahmen des Abkommens Uber den Europaischen Wirtschaftsraum
(EWR) oder anderer bilateraler Abkommen vorgelegte gleichwertige Nachweise.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die fur die Durchfihrung von Bau-
vorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigun-
gen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbeson-
dere privater Schutzrechte, erteilt.

Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter gehen-
der Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen”, dem Verwender bzw. Anwender des
Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Ver-
figung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behérden
Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfiigung zu stellen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollstéandig vervielfaltigt werden. Eine
auszugsweise Veroéffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fiir Bautech-
nik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dirfen der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung nicht widersprechen. Ubersetzungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulas-
sung miissen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fiir Bautechnik nicht geprifte Uber-
setzung der deutschen Originalfassung" enthalten.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung koénnen nachtraglich ergdnzt und geandert
werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.
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BESONDERE BESTIMMUNGEN
Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

Zulassungsgegenstand

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung gilt fir die Errichtung der Brandschutzver-
glasung, "PANfire-F30" genannt, und ihre Anwendung als Bauteil der Feuerwiderstands-
klasse F 30 nach DIN 4102-13".

Die Brandschutzverglasung ist im Wesentlichen aus einer Scheibe (als sog. Einfachver-
glasung) oder aus drei Scheiben (als sog. Dreifachverglasung), einem Rahmen aus Stahl-
blechprofilen, den Glashalterungen, den Dichtungen und den Befestigungsmitteln nach
Abschnitt 2 zu errichten.

Fir die Errichtung der Brandschutzverglasung werden jeweils zwei werkseitig vorgefertigte
Glasrahmen gemaf Abschnitt 2.2.1.2 verwendet.

Anwendungsbereich

Die Brandschutzverglasung ist mit dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung als Bau-
art zur Errichtung lichtdurchlassiger Teilflachen in inneren Wanden nachgewiesen und
darf - unter Bericksichtigung bauordnungsrechtlicher Mafl3gaben - angewendet werden
(s. auch Abschnitt 1.2.3).

Die Brandschutzverglasung erfillt die Anforderungen der Feuerwiderstandsklasse F 30 bei
einseitiger Brandbeanspruchung, jedoch unabhéngig von der Richtung der Brandbean-
spruchung.

Die Brandschutzverglasung ist in brandschutztechnischer Hinsicht nachgewiesen.

Nachweise der Standsicherheit und diesbezlglicher Gebrauchstauglichkeit sind fir
den - auch in den Anlagen dargestellten - Zulassungsgegenstand, unter Einhaltung der in
dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung definierten Anforderungen und unter
Bericksichtigung der Bestimmungen in Abschnitt 3, fur die im Anwendungsfall geltenden
Verhéltnisse und Erfordernisse, zu fihren.

Weitere Nachweise der Gebrauchstauglichkeit und der Dauerhaftigkeit der einzelnen
Produkte und der Gesamtkonstruktion sind mit dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulas-
sung nicht erbracht.

Die Anwendung der Brandschutzverglasung ist nicht nachgewiesen, wo nach bauaufsicht-
lichen Vorschriften Anforderungen an den Warme- und/oder Schallschutz gestellt werden.

Die Brandschutzverglasung ist bei vertikaler Anordnung (Einbaulage > 80° bis 90°) in/an
Massivwande bzw. —bauteile oder Trennwande nach Abschnitt 4.3.1.1
einzubauen/anzuschliefen. Diese an die Brandschutzverglasung allseitig angrenzenden
Bauteile miissen mindestens feuerhemmende? Bauteile sein.

Die Brandschutzverglasung ist fir den Anschluss an mit nichtbrennbaren® Bauplatten
bekleidete

— Stahlstiitzen nach Abschnitt 4.3.1.2 bzw.
— Holzstiitzen nach Abschnitt 4.3.1.3,

DIN 4102-13:1990-05 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Brandschutzverglasungen; Begriffe,
Anforderungen und Prifungen

Zuordnung der klassifizierten Eigenschaften des Feuerwiderstandes zu den bauaufsichtlichen Anforderungen

geman Bauregelliste A Teil 1, Anlagen 0.1 ff., in der jeweils aktuellen Ausgabe, s. www.dibt.de

Zuordnung der klassifizierten Eigenschaften des Brandverhaltens zu den bauaufsichtlichen Anforderungen geman

Bauregelliste A Teil 1, Anlagen 0.2 ff., in der jeweils aktuellen Ausgabe, s. www.dibt.de
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jeweils in der Bauart wie solche mindestens der Feuerwiderstandsklasse F 30 nach
DIN 4102-4* und DIN 4102-22° oder nach allgemeinem bauaufsichtlichen Priifzeugnis nach
Abschnitt 4.3.1.2, nachgewiesen, sofern diese wiederum Uber ihre gesamte H6he an raum-
abschlieRende, entsprechend feuerwiderstandsféhige Bauteile angeschlossen sind.

Die Brandschutzverglasung ist beim oberen Anschluss an die vorgenannten Massivbauteile
Uber eine sog. Trennwandschirze nach Abschnitt 4.3.1.1 nachgewiesen. Die zuléssige
Hohe der Trennwandschiirze betragt maximal 510 mm. Die zulassige Gesamthdhe (Brand-
schutzverglasung/en einschlielich Trennwandschiirze) betragt maximal 4000 mm.

Die zulassige GroéRe der Brandschutzverglasung betragt maximal 1200 mm x 2900 mm
(Breite x Hohe, jeweils Achsmalie).

Es durfen mehrere Brandschutzverglasungen nebeneinander und maximal zwei Brand-
schutzverglasungen Ubereinander angeordnet werden.

Die zulassige Gesamthdhe von zwei Ubereinander angeordneten Brandschutzverglasungen
betragt maximal 3900 mm.

Wird die Brandschutzverglasung in die Offnung einer Trennwand eingebaut, darf die Trenn-
wand im Bereich der Brandschutzverglasung maximal 4000 mm hoch sein.

Die maximal zulassige GroRe der Scheibe vom Typ "PYRANOVA 30 S2.0" nach Ab-
schnitt 2.1.1.1 betragt 1150 mm (Breite) x 2860 mm (H6he).

Die Brandschutzverglasung ist fur die Ausfiihrung in Verbindung mit Feuerschutzabschlis-
sen nach Abschnitt 3.1.2 nachgewiesen.

Die Brandschutzverglasung darf nicht als Absturzsicherung angewendet werden.
Die Brandschutzverglasung darf nicht planméafig der Aussteifung anderer Bauteile dienen.

Bestimmungen fur die Bauprodukte

Eigenschaften und Zusammensetzung

Die Bestandteile der Brandschutzverglasung miuissen hinsichtlich Aufbau, Zusammen-
setzung und ggf. auch Herstellungsverfahren denen entsprechen, die im Zulassungsver-
fahren nachgewiesen wurden.

Scheiben

Fir Brandschutzverglasungen nach dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung sind
Verbundglasscheiben nach DIN EN 14449° vom Typ "PYRANOVA 30 S2.0" der Firma
SCHOTT Technical Glass Solutions GmbH, Jena, entsprechend Anlage 16 zu verwenden.

Zusatzlich zu den Scheiben nach Abschnitt 2.1.1.1 sind ggf. Scheiben aus folgenden Gla-
sprodukten zu verwenden:

— 5 mm oder 6 mm dicke Scheiben aus
— thermisch vorgespanntem Kalknatron-Einscheibensicherheitsglas (ESG) bzw.
— heiRgelagertem Kalknatron-Einscheibensicherheitsglas (ESG-H) bzw.
— Scheiben aus Verbund-Sicherheitsglas (VSG) mit folgendem Aufbau:
— 3 mm Floatglas/0,38 mm PVB-Folie/3 mm Floatglas
oder
— 4 mm Floatglas/0,76 mm PVB-Folie/4 mm Floatglas.

DIN 4102-4:1994-03 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Zusammenstellung und Anwendung
und DIN 4102-4/A1:2004-11  Klassifizierter Baustoffe, Bauteile und Sonderbauteile
DIN 4102-22:2004-11 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen - Teil 22: Anwendungsnorm zu
DIN 4102-4 auf der Bemessungsbasis von Teilsicherheitsbeiwerten
DIN EN 14449:2005-07 Glas im Bauwesen - Verbundglas und Verbund-Sicherheitsglas — Konformitéats-

bewertung/Produktnorm

1.19.14-8/17
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2.1.1.3 Die Scheiben nach Abschnitt 2.1.1.1 sind als Einfachverglasung oder in Kombination mit
jeweils zwei Scheiben nach Abschnitt 2.1.1.2 als Dreifachverglasung anzuordnen. Bei
Anordnung als Dreifachverglasung darf die Brandschutzverglasung auf einer Seite mit einer
zwischen zwei Scheiben angeordneten Jalousie’ ausgefiihrt werden (s. Anlage 4).

2.1.2 Rahmen und Glashalteleisten

2.1.2.1 In die Stander- und Riegelprofile der Trennwand gemaR dem allgemeinen bauaufsichtlichen
Prufzeugnis nach Abschnitt 4.3.1.1, die gleichzeitig als Rahmenprofile der Brandschutzver-
glasung dienen, sind umlaufend 40 mm breite Streifen aus 15 mm dicken, nichtbrennbaren®
Gips-Feuerschutzplatten (GKF) nach DIN EN 5208, in Verbindung mit DIN 18180° einzu-
legen (s. Anlagen 2 bis 8).
Im Trennwand-Sockel-Teleprofil sind

— jeweils zwei durchgehende Streifen aus vorgenannten Gips-Feuerschutzplatten (GKF)
und

— Vollholzprofile aus Laubholz nach DIN EN 14081, in Verbindung mit DIN 20000-5", mit
Abmessungen von 40 mm x 35 mm x 150 mm
zu verwenden (s. Anlage 3).

Im Trennwand-Deckenanschlussprofil sind/ist - je nach Ausflhrungsvariante - jeweils zwei
bzw. ein 65 mm breite(r) Streifen aus 15 mm dicken Gips-Feuerschutzplatten (GKF) anzu-
ordnen (s. Anlagen 3, 5, 7 und 8).

Bei Ausfihrung gemafR Anlage 3 (untere Abb.) ist das Trennwand-Halbstanderprofil als
unteres Riegelprofil zu verwenden.

2.1.2.2 Fur die Glashalterung sind zusammengesetzte Grund- und Winkelprofile, sog. Klemmhalter,
aus =1 mm dickem Stahlblech nach DIN EN 10346%, Stahlsorte DX51D (Werkstoffnum-
mer 1.0917), f,x 2 360 N/mma2, in Verbindung mit Blechschrauben, & 3,5 mm, zu verwenden.
Die Klemmhalter mussen jeweils =2 150 mm lang sein (s. Anlagen 2 bis 4, 12 und 13).

Zusatzlich sind sog. Verglasungsprofile, bestehend aus stranggepressten Profilen nach
DIN EN 15088™, DIN EN 755-1** und DIN EN 755-9"° aus der Aluminiumlegierung
EN AW 6060 (Werkstoffnummer: 3.3206), Werkstoffzustand T66, in Verbindung mit Klips-
schrauben, & 3,5 mm, zu verwenden. Die Profile missen AuRenabmessungen von

— 34 mm x 36 mm (sog. PANbasic-Isolierverglasungsprofil),

— 34 mm x 41 mm (sog. PANbasic-F30-Verglasungsprofil),

— 34 mm x 41 mm (sog. PANIline-F30-Verglasungsprofil; Ansichtsbreite: 17 mm) bzw.
— 34 mm x 46 mm (sog. PANbasic-Einfachverglasungsprofil)

aufweisen. Sie sind in Verbindung mit Blechschrauben, & 3,9 mm, als Glasrahmen zu ver-
wenden. Die Profile fur die Einfachverglasung sind in den Rahmenecken zusatzlich mit
Winkelprofilen aus vorgenanntem Stahlblech auszusteifen (s. Anlagen 2 bis 4 und 14).

Die Materialangaben sowie Angaben zum konstruktiven Aufbau und zum Einbau der Jalousie sind beim Deutschen
Institut fir Bautechnik hinterlegt.

DIN EN 520:2009-12 Gipsplatten - Begriffe, Anforderungen und Prifverfahren
o DIN 18180:2014-09 Gipsplatten; Arten, Anforderungen
10 DIN EN 14081:2011-05 Holzbauwerke - Nach Festigkeit sortiertes Bauholz fiir tragende Zwecke mit recht-
u eckigem Querschnitt - Teil 1: Allgemeine Anforderungen
DIN 20000-5:2012-03 Anwendung von Bauprodukten in Bauwerken - Teil 5: Nach Festigkeit sortiertes
" Bauholz fir tragende Zwecke mit rechteckigem Querschnitt
DIN EN 10346:2015-10 Kontinuierlich ~ schmelztauchveredelte  Flacherzeugnisse aus Stahl zum
Kaltumformen - Technische Lieferbedingungen
13 DIN EN 15088:2006-03 Aluminium und Aluminiumlegierungen - Erzeugnisse far
Tragwerksanwendungen - Technische Lieferbedingungen
14 DIN EN 755-1:2016-10 Aluminium und Aluminiumlegierungen - Stranggepresste Stangen, Rohre und
Profile - Teil 1: Technische Lieferbedingungen
15 DIN EN 755-9:2016-10 Aluminium und Aluminiumlegierungen - Stranggepresste Stangen, Rohre und

Profile - Teil 9: Profile, Grenzabmaf3e und Formtoleranzen

Z7651.17 1.19.14-8/17
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platten nach Abschnitt 2.1.2.1 sind 30 mm breite, 1,5 mm dicke und 150 mm lange Streifen
eines normalentflammbaren® dammschichtbildenden Baustoffs'® anzuordnen (s. Anlagen 2
bis 4).

Zwischen den Stirnseiten der Scheiben nach Abschnitt 2.1.1.1 und den Klemmhaltern nach
Abschnitt 2.1.2.2 bzw. den Streifen aus Gips-Feuerschutzplatten nach Abschnitt 2.1.2.1
(jeweils im Falzgrund) sind umlaufend 30 mm breite und 1,5 mm dicke Streifen des damm-
schichtbildenden Baustoffs nach Abschnitt 2.1.3.1 zu verwenden (s. Anlagen 2 bis 4).

Bei Ausfihrung der oberen Anschliisse gemaR Anlage 3 sind an den Scheiben nach
Abschnitt 2.1.1.1 durchgehend 20 mm breite und 1,5 mm dicke Streifen des vorgenannten
dammschichtbildenden Baustoffs anzukleben.

In den seitlichen Fugen zwischen den Scheiben nach Abschnitt 2.1.1.1 und den Klemm-
haltern sind umlaufend 10 mm breite und 1 mm dicke Dichtungsstreifen'® anzuordnen
(s. Anlagen 2 bis 4).

In den seitlichen Fugen zwischen den Scheiben nach Abschnitt 2.1.1.1 und den Vergla-
sungsprofilen nach Abschnitt 2.1.2.2 sind umlaufend spezielle Dichtungsprofile'® der Firma
Armbruster Einrichtungssysteme GmbH, Oberkirch, zu verwenden (s. Anlagen 2 bis 4
und 14).

In den Nuten der Verglasungsprofile sind zur Einfassung der Scheiben nach
Abschnitt 2.1.1.2 umlaufend spezielle Dichtungsprofile'® der Firma Armbruster Einrichtungs-
systeme GmbH, Oberkirch, anzuordnen (s. Anlagen 2 bis 4 und 14).

Sofern die Brandschutzverglasung in Verbindung mit Feuerschutzabschlissen nach
Abschnitt 1.2.7 ausgefuhrt wird, sind in den Anschlussfugen jeweils zwei 10 mm breite und
2mm dicke durchgehende Streifen eines normalentflammbaren® dammschichtbildenden
Baustoffs'® zu verwenden (s. Anlagen 10 und 11).

Befestigungsmittel

Fir die Befestigung der Klemmhalter bzw. der Glasrahmen an den Stander- und Riegel-
profilen der angrenzenden Trennwand sind Blech- bzw. Klipsschrauben, jeweils nach
Abschnitt 2.1.2.2, - gemal den statischen Erfordernissen - zu verwenden.

Fir die Befestigung der Rahmenprofile der Brandschutzverglasung bzw. der Anschluss-
profile nach Abschnitt 2.1.2.1 an den Laibungen der angrenzenden Massivbauteile missen
Dibel gemalR allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung bzw. gemafl européischer tech-
nischer Zulassung oder Bewertung, jeweils mit Stahlschrauben, - gemafl den statischen
Erfordernissen - verwendet werden.

Fir die Befestigung der Rahmenprofile der Brandschutzverglasung bzw. der Anschluss-
profile nach Abschnitt 2.1.2.1 an den Standerprofilen der seitlich angrenzenden Trennwand
nach DIN 4102-4°, Tab. 48, bzw. den seitlich angrenzenden bekleideten Stahl- bzw. Holz-
stitzen bzw. der angrenzenden Trennwandschirze sind geeignete Befestigungs-
mittel - geman den statischen Erfordernissen - zu verwenden.

Die Stander- und Riegelprofile der Trennwand nach Abschnitt 2.1.2.1 sind durch einzu-
klemmende Stahlblechwinkel und ggf. Bohrschrauben, & 3,5 mm, miteinander zu verbinden.
Falls die Brandschutzverglasung in Verbindung mit Feuerschutzabschlissen nach
Abschnitt 1.2.7 ausgefuhrt wird, sind die einzelnen Profile unter Verwendung von Stahl-
schrauben, @ > 5 mm, miteinander zu verbinden.

Herstellung und Kennzeichnung der Bauprodukte und der Brandschutzverglasung
Herstellung
Die fur die Errichtung der Brandschutzverglasung zu verwendenden Bauprodukte missen

Die Materialangaben sind beim Deutschen Institut flr Bautechnik hinterlegt.

1.19.14-8/17
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— den jeweiligen Bestimmungen der Abschnitte 2.1.1 bis 2.1.4 entsprechen und

— verwendbar sein im Sinne der Bestimmungen zu den Bauprodukten in der jeweiligen
Landesbauordnung.

Fir die/das

— Jalousie nach Abschnitt 2.1.1.3,

— Stahlblech nach Abschnitt 2.1.2.2 und

— Dichtungsprofile nach den Abschnitten 2.1.3.4 und 2.1.3.5

gelten die Bestimmungen nach Abschnitt 2.3.

Herstellung der werkseitig vorgefertigten Glasrahmen nach Abschnitt 1.1.2

Fur die Herstellung der werkseitig vorgefertigten Glasrahmen nach Abschnitt 1.1.2 sind
— Verglasungsprofile sowie Blech- und Klipsschrauben, jeweils nach Abschnitt 2.1.2.2,
— ggf. Winkelprofile nach Abschnitt 2.1.2.2,

— ggf. Scheiben nach Abschnitt 2.1.1.2,

— Dichtungsprofile nach Abschnitt 2.1.3.4 und

— ggf. Dichtungsprofile nach Abschnitt 2.1.3.5

zu verwenden. Der Zusammenbau der Glasrahmen muss gemaR den Abschnitten 4.2.1.3
und 4.2.2.3 bis 4.2.2.5 erfolgen.

Die im Folgenden aufgefuhrten Bauprodukte sind werkseitig zu konfektionieren und mit
jedem dieser Glasrahmen mitzuliefern:

— ggf. eine Scheibe nach Abschnitt 2.1.1.1,
— gdf. eine Jalousie nach Abschnitt 2.1.1.3,

— Streifen aus Gips-Feuerschutzplatten (GKF) und ggf. Holzprofile, jeweils nach
Abschnitt 2.1.2.1,

— Klemmbhalter und zugehdrige Blechschrauben nach Abschnitt 2.1.2.2,

— Dichtungen nach den Abschnitten 2.1.3.1 bis 2.1.3.3 und ggf. 2.1.3.6,

— ggf. Befestigungsmittel nach den Abschnitten 2.1.4.2 bis 2.1.4.5 und

— Klétzchen nach Abschnitt 4.2.2.1.

Fur den Korrosionsschutz gilt Abschnitt 4.2.4 und fiir das SchweiRen Abschnitt 4.2.5.
Kennzeichnung

Kennzeichnung der werkseitig vorgefertigten Glasrahmen nach Abschnitt 2.2.1.2

Die werkseitig vorgefertigten Glasrahmen nach Abschnitt 2.2.1.2 (einschlieRBlich der werk-
seitig zu konfektionierenden und mitzuliefernden Bauprodukte nach Abschnitt 2.2.1.2) und
gof. zusatzlich ihr Beipackzettel oder ihre Verpackung oder, wenn dies Schwierigkeiten
bereitet, der Lieferschein oder die Anlage zum Lieferschein missen vom Hersteller mit dem
Ubereinstimmungskennzeichen (U-Zeichen) nach den Ubereinstimmungs-Verordnungen der
Lander gekennzeichnet werden. Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraus-
setzungen nach Abschnitt 2.3 erfillt sind.

Die werkseitig vorgefertigten Glasrahmen mussen jeweils einen Aufdruck oder Aufkleber mit
folgenden Angaben aufweisen:

— Glasrahmen fur Brandschutzverglasung "PANfire-F30"
der Feuerwiderstandsklasse F 30

— Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) mit
— Name des Herstellers
— Zulassungsnummer: Z-19.14-2053

1.19.14-8/17
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— Herstellwerk
— Herstellungsjahr:
Kennzeichnung der Brandschutzverglasung

Jede Brandschutzverglasung bzw. jede Neben- und/oder Ubereinanderanordnung nach
dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist von dem Unternehmer, der sie fertig
stellt bzw. einbaut, mit einem Stahlblechschild zu kennzeichnen, das folgende
Angaben - dauerhaft lesbar - enthalten muss:

— Brandschutzverglasung "PANfire-F30" der Feuerwiderstandsklasse F 30

— Name (oder ggf. Kennziffer) des ausfiihrenden Unternehmers, der die Brandschutzver-
glasung fertig gestellt/eingebaut hat (s. Abschnitt 4.4)

— ggf. Name des Antragstellers, falls abweichend vom ausfiihrenden Unternehmer

— Zulassungsnummer: Z-19.14-2053

— Errichtungsjahr:

Das Schild ist auf einem Glasrahmen der Brandschutzverglasung dauerhaft zu befestigen
(Lage s. Anlagen 1.1 und 1.2).

Ubereinstimmungsnachweise

Allgemeines

Die Bestatigung der Ubereinstimmung der werkseitig vorgefertigten Glasrahmen nach Ab-
schnitt 2.2.1.2 mit den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss
fir jedes Herstellwerk durch Ubereinstimmungserklarung des Herstellers auf der Grundlage
der Erstprifung durch den Hersteller und einer werkseigenen Produktionskontrolle erfolgen.

Die Ubereinstimmungse__rklérung hat der Hersteller durch Kennzeichnung der vorgenannten
Bauprodukte mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) unter Hinweis auf den Ver-
wendungszweck abzugeben.

Fir das Stahlblech nach Abschnitt 2.1.2.2 ist die Ubereinstimmung mit den Bestimmungen
dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung hinsichtlich des Nachweises der Werk-
stoffeigenschaften des Ausgangsmaterials durch ein Abnahmeprifzeugnis "3.1" nach
DIN EN 10204"" des Herstellers nachzuweisen.

Fur die
— Jalousie nach Abschnitt 2.1.1.3 und
— Dichtungsprofile nach den Abschnitten 2.1.3.4 und 2.1.3.5

ist die Ubereinstimmung mit den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulas-
sung durch eine Werksbescheinigung "2.1" nach DIN EN 10204"" des Herstellers nachzu-
weisen.

Werkseigene Produktionskontrolle

In jedem Herstellwerk der/des

— werkseitig vorgefertigten Glasrahmen nach Abschnitt 2.2.1.2,
— Jalousie nach Abschnitt 2.1.1.3,

— Stahlblechs nach Abschnitt 2.1.2.2 und

— Dichtungsprofile nach den Abschnitten 2.1.3.4 und 2.1.3.5

ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durchzufiihren. Unter werkseige-
ner Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzunehmende kontinuierliche Uber-
wachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicherstellt, dass die von ihm hergestell-
ten Bauprodukte den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ent-
sprechen.

DIN EN 10204:2005-01 Metallische Erzeugnisse - Arten von Prifbescheinigungen

1.19.14-8/17
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Die werkseigene Produktionskontrolle soll mindestens die im Folgenden aufgefihrten Mal3-
nahmen einschliel3en:

— Beschreibung und Uberpriifung der Ausgangsmaterialien und der Bestandteile

Die werkseigene Produktionskontrolle soll fur das Stahlblech nach Abschnitt 2.1.2.2
aufRerdem mindestens die im Folgenden aufgefiihrten MaRnahmen einschliel3en:

— Im Herstellwerk sind die Geometrie und die geforderten Abmessungen durch regel-
mafige Messungen zu prifen.

— Bei jeder Materiallieferung sind die geforderten Werkstoffeigenschaften des Ausgangs-
materials zu Gberprifen.

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und auszu-

werten. Die Aufzeichnungen mussen mindestens folgende Angaben enthalten:

— Bezeichnung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials und der Bestandteile

— Art der Kontrolle oder Prifung

— Datum der Herstellung und der Priifung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials
oder der Bestandteile

— Ergebnis der Kontrollen und Prifungen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den Anfor-
derungen
— Unterschrift des fiir die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen

Die Aufzeichnungen sind mindestens finf Jahre aufzubewahren. Sie sind dem Deutschen
Institut fir Bautechnik und der zustéandigen obersten Bauaufsichtsbehorde auf Verlangen
vorzulegen.

Bei ungentgendem Prifergebnis sind vom Hersteller unverziglich die erforderlichen Malf3-
nahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Bauprodukte, die den Anforderungen nicht
entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit Gbereinstimmenden ausge-
schlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch méglich und zum
Nachweis der Mangelbeseitigung erforderlich - die betreffende Prifung unverziglich zu
wiederholen.

Bestimmungen fir den Entwurf und die Bemessung

Entwurf

Es dirfen maximal zwei Brandschutzverglasungen tbereinander und mehrere Brandschutz-
verglasungen nebeneinander angeordnet werden (s. Anlagen 1.1 und 1.2).

Die Brandschutzverglasung ist beim oberen Anschluss an Massivbauteile Giber eine Trenn-
wandschurze nach den Abschnitten 1.2.4 und 4.3.1.1 nachgewiesen.

Die Brandschutzverglasung ist gemaf den Anlagen 1.2, 10 und 11 fur die Ausfiihrung in
Verbindung mit folgenden Feuerschutzabschliissen nachgewiesen:
— T 30-1-FSA"ST 301-1" bzw.

T 30-1-RS-FSA "STR 301-1"

geman allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Nr. Z-6.20-1936

Standsicherheit und diesbezigliche Gebrauchstauglichkeit
Allgemeines

Fur jeden Anwendungsfall ist in einer statischen Berechnung die ausreichende Bemessung
aller statisch beanspruchten Teile der Brandschutzverglasung sowie deren Anschlisse fur
die Anwendung der Brandschutzverglasung unter Normalbedingungen, d. h. nicht unter
gleichzeitiger Berticksichtigung des Brandfalles, nachzuweisen.

Die Bauteile tber der Brandschutzverglasung (z. B. ein Sturz) missen statisch und brand-
schutztechnisch so bemessen werden, dass die Brandschutzverglasung - auf3er ihrem

1.19.14-8/17
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Eigengewicht - keine zusatzliche vertikale Belastung erhalt.

Fur die Anwendung der Brandschutzverglasung ist im Zuge der statischen Berechnung
nachzuweisen, dass die moglichen Einwirkungen nach Abschnitt 3.2.2 auf die Gesamtkon-
struktion - d. h. fir den Rahmen, die Scheiben, die Glashalterungen sowie die Anschliisse
an die angrenzenden Bauteile - unter Einhaltung der in den Fachnormen geregelten Bean-
spruchbarkeiten und zulassigen Durchbiegungen (s. Abschnitte 3.2.2 und 3.2.3) aufgenom-
men werden kdnnen.

Bei Ausflihrung des oberen Anschlusses der Brandschutzverglasung tber eine Trennwand-
schiirze nach den Abschnitten 1.2.4 und 4.3.1.1 an die angrenzenden Massivbauteile sind
die Nachweise der Standsicherheit und diesbeziiglichen Gebrauchstauglichkeit fiir die
Gesamtkonstruktion (Brandschutzverglasung/en und Trennwandschirze) fir die im Anwen-
dungsfall geltenden Verhéltnisse zu fihren.

Einwirkungen

Es sind die Einwirkungen gemaf den "Hinweisen zur Fuhrung von Nachweisen der Stand-
sicherheit und Gebrauchstauglichkeit fir Brandschutzverglasungen nach allgemeinen bau-
aufsichtlichen Zulassungen", veréffentlicht unter www.dibt.de, zu berilicksichtigen.

Die Nachweise der Standsicherheit und Gebrauchstauglichkeit sind entsprechend
DIN 4103-1'8 (Durchbiegungsbegrenzung < H/200, Einbaubereiche 1 und 2) zu fiihren.

Abweichend von DIN 4103-1'®

- sind ggf. die Einwirkungen von Horizontallasten nach DIN EN 1991-1-1*° und
DIN EN 1991-1-1/NA*® und von Windlasten nach DIN EN 1991-1-4*  und
DIN EN 1991-1-4/NA? zu beriicksichtigen,

— darf der weiche Stof3 experimentell durch Pendelschlagversuche mit einem Doppelzwil-
lingsreifen nach DIN 18008-1*° und DIN 18008-4** mit G = 50 kg und einer Fallhéhe von
45 cm (wie Kategorie C nach DIN 18008-1°° und DIN 18008-4**) erfolgen.

Nachweise der einzelnen Bestandteile der Brandschutzverglasung
Nachweis der Scheiben

Die Standsicherheits- und Durchbiegungsnachweise fiir die Scheiben sind nach
DIN 18008-1* und DIN 18008-2% fiir die im Anwendungsfall geltenden Verhéltnisse zu
fuhren.

Nachweis der Rahmenkonstruktion

Bei den - auch in den Anlagen dargestellten - Rahmenprofilen und Glashalterungen nach
Abschnitt 2.1.2 handelt es sich um Mindestquerschnittsabmessungen zur Erfillung der
Anforderungen der Feuerwiderstandsklasse F 30 der Brandschutzverglasung; Nachweise
der Standsicherheit und Gebrauchstauglichkeit bleiben davon unberihrt und sind fiir die im
Anwendungsfall geltenden Verhaltnisse nach Technischen Baubestimmungen zu fuhren.

DIN 4103-1:2015-06 Nichttragende innere Trennwénde - Teil 1: Anforderungen und Nachweise

DIN EN 1991-1-1:2010-12 Eurocode 1: Einwirkungen auf Tragwerke - Teil 1-1: Allgemeine Einwirkungen auf
Tragwerke - Wichten, Eigengewicht und Nutzlasten im Hochbau

DIN EN 1991-1-1/NA:2010-12 Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter - Eurocode 1: Einwirkungen auf
Tragwerke - Teil 1-1: Allgemeine Einwirkungen auf Tragwerke - Wichten, Eigen-
gewicht und Nutzlasten im Hochbau

DIN EN 1991-1-4:2010-12 Eurocode 1: Einwirkungen auf Tragwerke - Teil 1-4: Allgemeine Einwirkungen -
Windlasten

DIN EN 1991-1-4/NA:2010-12 Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter - Eurocode 1: Einwirkungen auf
Tragwerke - Teil 1-4: Allgemeine Einwirkungen - Windlasten

DIN 18008-1:2010-12 Glas im Bauwesen - Bemessungs- und Konstruktionsregeln - Teil 1: Begriffe und
allgemeine Grundlagen

DIN 18008-4:2013-07 Glas im Bauwesen - Bemessungs- und Konstruktionsregeln - Teil 4: Zusatzan-
forderungen an absturzsichernde Verglasungen

DIN 18008-2:2010-12 Glas im Bauwesen - Bemessungs- und Konstruktionsregeln - Teil 2: Linienférmig

gelagerte Verglasungen
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Fir die zulassige Durchbiegung der Rahmenkonstruktion sind zusétzlich DIN 18008-1* und
DIN 18008-2%° zu beachten.

Die Standerprofile (Pfosten, f,, =360 N/mm?) der Trennwand im unmittelbar seitlichen
Anschlussbereich der Brandschutzverglasung missen ungestoRen Uber die gesamte Héhe
der Brandschutzverglasung bzw. der Trennwandkonstruktion durchgehen. Der maximal
zulassige Abstand der vorgenannten Standerprofile ergibt sich - unter Berlicksichtigung der
vorgenannten und nachfolgenden Festlegungen - aus den maximal zuldssigen Abmessun-
gen einer Scheibe.

Nachweis der Befestigungsmittel

Beim Nachweis der Befestigung der Klemmbhalter bzw. der Glasrahmen an den Sténder- und
Riegelprofilen der angrenzenden Trennwand sind Blech- bzw. Klipsschrauben, jeweils nach
Abschnitt 2.1.2.2, - gemal den statischen Erfordernissen - zu verwenden.

Beim Nachweis der Befestigung der Rahmenprofile der Brandschutzverglasung bzw. der
Anschlussprofile nach Abschnitt 2.1.2.1 an den Laibungen der angrenzenden Massivbauteile
mussen Dubel gemal allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung bzw. gemaf europdischer
technischer Zulassung oder Bewertung, jeweils mit Stahlschrauben, verwendet werden.

Beim Nachweis der Befestigung der Rahmenprofile der Brandschutzverglasung bzw. der
Anschlussprofile nach Abschnitt 2.1.2.1 an den Standerprofilen der seitlich angrenzenden
Trennwand nach DIN 4102-4*, Tab. 48, bzw. den seitlich angrenzenden bekleideten Stahl-
bzw. Holzstitzen bzw. der angrenzenden Trennwandschiirze sind geeignete Befestigungs-
mittel zu verwenden.

Zusatzliche Nachweise bei Ausfiihrung der Brandschutzverglasung in Verbindung mit Feuer-
schutzabschliissen

Die Bemessung der Gesamtkonstruktion hat so zu erfolgen, dass die Erhaltung der Funk-
tionsfahigkeit, d. h. ein freies SchlieRen des Fligels - ohne Aufsetzen -, gewahrleistet ist
(s. auch Anlagen 10 und 11).

Zusétzliche Nachweise beim Einbau der Brandschutzverglasung in eine Trennwand

Die Nachweise der Standsicherheit und Gebrauchstauglichkeit sind fur die Gesamtkonstruk-
tion (Brandschutzverglasung/en und Trennwand) fur die im Anwendungsfall geltenden Ver-
héltnisse zu fuhren.

Bestimmungen flar die Ausfiihrung

Allgemeines

Die Brandschutzverglasung muss am Anwendungsort aus den Bauprodukten nach
Abschnitt 2, unter Berlcksichtigung der Ergebnisse der Bemessung nach Abschnitt 3 und
unter Beachtung der nachfolgenden Bestimmungen, errichtet werden.

Brandschutzverglasungen nach dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung durfen nur
von Unternehmen ausgefihrt werden, die ausreichende Erfahrungen auf diesem Gebiet
haben und entsprechend geschultes Personal dafiir einsetzen. Der Antragsteller hat hierzu
die ausfihrenden Unternehmen Uber die Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung - sofern fir die Ausfiihrung erforderlich, auch tber die beim Deutschen Institut fir
Bautechnik hinterlegten Festlegungen nach den Abschnitten 2.1.1.3, 2.1.3.1 bis 2.1.3.3 und
2.1.3.6 - und die Errichtung des Zulassungsgegenstandes zu unterrichten, zu schulen und
ihnen in standigem Erfahrungsaustausch zur Verfigung zu stehen. Der Antragsteller hat
eine Liste der Unternehmen zu filhren, die aufgrund seiner Unterweisungen ausreichende
Fachkenntnisse besitzen, den Zulassungsgegenstand zu errichten. Diese Liste ist dem
Deutschen Institut fiir Bautechnik vorzulegen; Anderungen daran sind ihm mitzuteilen.
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4.2 Bestimmungen fir den Zusammenbau
4.2.1 Zusammenbau der Rahmenprofile und Glashalteleisten

4.2.1.1 In die Stander- und Riegelprofile der Trennwand gem&R dem allgemeinen bauaufsichtlichen
Prifzeugnis nach Abschnitt 4.3.1.1, die gleichzeitig als Rahmenprofile der Brandschutzver-
glasung dienen, sowie im Trennwand-Deckenanschluss- und Trennwand-Sockel-Teleprofil
sind umlaufend bzw. durchgehend Streifen aus Gips-Feuerschutzplatten nach
Abschnitt 2.1.2.1 einzulegen (s. Anlagen 2 bis 8). Im Trennwand-Sockel-Teleprofil sind
auRerdem Vollholzprofile nach Abschnitt 2.1.2.1 anzuordnen (s. Anlage 3). Bei Ausflihrung
gemal Anlage 3 (untere Abb.) ist das Trennwand-Halbstanderprofil als unteres Riegelprofil
zu verwenden.

Die vorgenannten Stander- und Riegelprofile sind durch einzuklemmende Stahlblechwinkel
und ggf. Bohrschrauben, jeweils nach Abschnitt 2.1.4.4, miteinander zu verbinden
(s. Anlagen 3 und 4).

4.2.1.2 Fur die Klemmhalter nach Abschnitt 2.1.2.2 sind jeweils ein Grund- und zwei Winkelprofile
nach Abschnitt 2.1.2.2 zu verwenden. Jeweils ein Winkelprofil und ein Grundprofil sind durch
Punktschweif3ung miteinander zu verbinden. Die Klemmbhalter sind mit Blechschrauben nach
Abschnitt 2.1.2.2 an den Stander- und Riegelprofilen der Trennwand zu befestigen
(s. Anlagen 2 bis 4, 12 und 13). Die Lage und die erforderliche Anzahl der Klemmhalter sind
der Anlage 1.1 zu entnehmen.

4.2.1.3 Die Verglasungsprofile nach Abschnitt 2.1.2.2 sind auf Gehrung zu fertigen und durch Blech-
schrauben nach Abschnitt 2.1.2.2 werkseitig zu Glasrahmen zusammenzufliigen. Die Profile
fur die Einfachverglasung sind in den Rahmenecken zusétzlich mit Winkelprofilen nach
Abschnitt 2.1.2.2 auszusteifen (s. Anlage 14). Die Glasrahmen sind mit Klipsschrauben nach
Abschnitt 2.1.2.2, die in Abstdnden <300 mm an den Glasrahmen zu befestigen sind, auf
die Stander- und Riegelprofile der Trennwand aufzustecken (s. Anlagen 2 bis 4).

4.2.2 Scheibeneinbau

4.2.2.1 Die Scheiben nach Abschnitt 2.1.1.1 sind auf jeweils zwei ca. 4 mm dicke Klétzchen aus
einem Hartholz abzusetzen (s. Anlagen 3 und 4).

4.2.2.2 Zwischen den 150 mm langen Klemmhaltern nach Abschnitt 2.1.2.2 und den Streifen aus
Gips-Feuerschutzplatten nach Abschnitt 2.1.2.1 sind Streifen des dammschichtbildenden
Baustoffs nach Abschnitt 2.1.3.1 anzuordnen (s. Anlagen 2 bis 4).

Zwischen den Stirnseiten der Scheiben nach Abschnitt 2.1.1.1 und den Klemmbhaltern nach
Abschnitt 2.1.2.2 bzw. den Streifen aus Gips-Feuerschutzplatten nach Abschnitt 2.1.2.1
(jeweils im Falzgrund) sind umlaufend 30 mm breite Streifen des dammschichtbildenden
Baustoffs nach Abschnitt 2.1.3.2 zu verwenden (s. Anlagen 2 bis 4).

Bei Ausfihrung der oberen Anschlisse gemaR Anlage 3 sind an den Scheiben nach
Abschnitt 2.1.1.1 durchgehend 20 mm breite Streifen des ddmmschichtbildenden Baustoffs
nach Abschnitt 2.1.3.2 anzukleben.

4.2.2.3 In den seitlichen Fugen zwischen den Scheiben nach Abschnitt 2.1.1.1 und den Klemm-
haltern sind umlaufend Dichtungsstreifen nach Abschnitt 2.1.3.3 anzuordnen (s. Anlagen
2 bis 4).
In den seitlichen Fugen zwischen den Scheiben nach Abschnitt 2.1.1.1 und den Vergla-
sungsprofilen nach Abschnitt 2.1.2.2 sind umlaufend Dichtungsprofile nach Abschnitt 2.1.3.4
zu verwenden (s. Anlagen 2 bis 4 und 14).

4224 In den Nuten der Verglasungsprofile sind zur Einfassung der Scheiben nach
Abschnitt 2.1.1.2 umlaufend Dichtungsprofile nach Abschnitt 2.1.3.5 anzuordnen
(s. Anlagen 2 bis 4 und 14).

4.2.2.5 Die Glaseinstande der Scheiben missen den Angaben in Tabelle 1 entsprechen
(s. auch Anlagen 2 bis 4).

Z7651.17 1.19.14-8/17



elektronische kopie der abz des dibt: z-19.14-2053

Deutsches
Institut

far
Bautechnik

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung

Nr. Z-19.14-2053 Seite 13 von 17 | 6. M&rz 2017
Tabelle 1
Scheibe/n Ausfihrung Glaseinstande in Glaseinstande in den
nach den Klemmbhaltern Glasrahmen
Abschnitt [mm] [mm]

seitlich und oben: > 12,5
21.1.1 mit Klemmbhalter umlaufend > 11 unten > 12,5 bzw.
> 15 (beim Bodenanschluss)

Deckenanschluss
ohne Klemmhalter

2.1.1.2 - umlaufend > 12,5

- oben > 13,5

4.2.2.6 Bei Anordnung als Dreifachverglasung darf die Brandschutzverglasung auf einer Seite mit

4.2.3

4.2.4

26
27
28

29

30

31

Z7651.17

einer zwischen zwei Scheiben angeordneten Jalousie nach Abschnitt 2.1.1.3 ausgefuhrt
werden (s. Anlage 4).

Ausfuhrung in Verbindung mit Feuerschutzabschlissen

Sofern die Brandschutzverglasung in Verbindung mit den Feuerschutzabschlissen nach Ab-
schnitt 3.1.2 ausgefuhrt wird, sind die Anschlisse entsprechend den Anlagen 10 und 11
auszubilden.

Die unmittelbar seitlich neben den Zargenprofilen der Feuerschutzabschliisse anzuordnen-
den Standerprofile nach Abschnitt 2.1.2.1 missen ungestof3en lber die gesamte Hohe der
Brandschutzverglasung durchgehen.

In den Anschlussfugen sind jeweils zwei durchgehende Streifen des dammschichtbildenden
Baustoffs nach  Abschnitt2.1.3.6 zu verwenden. Die Rahmenprofile der
Brandschutzverglasung (Standerprofile) sind in die Nuten der Zargenprofile der
Feuerschutzabschlisse zu stecken. Die einzelnen Profile sind zusatzlich durch Stahl-
schrauben nach Abschnitt 2.1.4.5, in Abstédnden <100 mm vom Rand und < 480 mm unter-
einander, miteinander zu verbinden.

Korrosionsschutz

Es gelten die Festlegungen in den Technischen Baubestimmungen sinngeméaf (z. B.
DIN EN 1090-2%, DIN EN 1090-3%, DIN EN 1993-1-3”®  in  Verbindung mit
DIN EN 1993-1-3/NA%). Sofern darin nichts anderes festgelegt ist, sind nach dem Zusam-
menbau nicht mehr zugangliche metallische Teile der Konstruktion mit einem dauerhaften
Korrosionsschutz mit einem geeigneten Beschichtungssystem, mindestens jedoch Korro-
sionskategorie C2 nach DIN EN ISO 9223* mit einer langen Schutzdauer (> 15 Jahre) nach
DIN EN ISO 12944-10*, zu versehen; nach dem Zusammenbau zugéngliche metallische
Teile sind zunachst mit einem ab Liefertermin fir mindestens noch drei Monate wirksamen
Grundschutz zu versehen.

DIN EN 1090-2:2011-10 Ausfiihrung von Stahltragwerken und Aluminiumtragwerken - Teil 2: Technische
Regeln fur die Ausfihrung von Stahltragwerken
DIN EN 1090-3:2008-09 Ausfiihrung von Stahltragwerken und Aluminiumtragwerken - Teil 3: Technische

Regeln fur die Ausfuhrung von Aluminiumtragwerken

DIN EN 1993-1-3:2010-12 Eurocode 3: Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten - Teil 1-3: Allgemeine
Regeln - Erganzende Regeln fiir kaltgeformte Bauteile und Bleche

DIN EN 1993-1-3/NA:2010-12 Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter - Eurocode 3: Bemessung und
Konstruktion von Stahlbauten - Teil 1-3: Allgemeine Regeln - Ergédnzende Regeln
fur kaltgeformte Bauteile und Bleche

DIN EN ISO 9223:2012-05 Korrosion von Metallen und Legierungen - Korrosivitat von Atmosphéren - Klassifi-
zierung, Bestimmung und Abschéatzung

DIN EN ISO 12944-1:1998-07 Beschichtungsstoffe - Korrosionsschutz von Stahlbauten durch Beschichtungs-
systeme - Teil 1: Allgemeine Einleitung

1.19.14-8/17
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4.2.5 SchweilRen

Fur das Schweillen gelten die Bestimmungen der Ausfiihrungsklasse EXC 1 nach
DIN EN 1090-2% sinngemaR.

4.3 Bestimmungen fur den Einbau der Brandschutzverglasung
431 Angrenzende Bauteile
4.3.1.1 Die Brandschutzverglasung ist in/an

— mindestens 11,5cm dicke Wande oder zwischen Pfeilern aus Mauerwerk nach
DIN 1053-1* oder DIN EN 1996-1-1* in Verbindung mit DIN EN 1996-1-1/NA* und
DIN EN 1996-2* in Verbindung mit DIN EN 1996-2/NA* aus

— Mauerziegeln nach DIN EN 771-1¥ in Verbindung mit DIN 20000-401%* oder
DIN 105-100%* mit Druckfestigkeiten mindestens der Druckfestigkeitsklasse 12 oder

— Kalksandsteinen nach DIN EN 771-2* in Verbindung mit DIN 20000-402*" mit Druck-
festigkeiten mindestens der Druckfestigkeitsklasse 12 und

— Normalmauermértel nach DIN EN 998-2*% in Verbindung mit DIN 20000-412** mindes-
tens der Mértelklasse 5 oder nach DIN V 18580* mindestens der Mértelgruppe 1l oder

- mindestens 17,5cm dicke Wande aus Mauerwerk nach DIN 1053-1** oder
DIN EN 1996-1-1* in Verbindung mit DIN EN 1996-1-1/NA* und DIN EN 1996-2* in Ver-
bindung mit DIN EN 1996-2/NA* aus

— Porenbetonsteinen nach DIN EN 771-4* in Verbindung mit DIN 20000-404*® mindes-
tens der Steinfestigkeitsklasse 4 und

— Diinnbettmértel nach DIN EN 998-2*? in Verbindung mit DIN 20000-412* oder nach
DIN V 18580* oder

32

" DIN 1053-1:1996-11 Mauerwerk; Berechnung und Ausfiihrung

DIN EN 1996-1-1:2010-12 Eurocode 6: Bemessung und Konstruktion von Mauerwerksbauten - Teil 1-1:
Allgemeine Regeln fir bewehrtes und unbewehrtes Mauerwerk

DIN EN 1996-1-1/NA:2012-05, -NA/A1:2014/03 Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter - Eurocode 6:
Bemessung und Konstruktion von Mauerwerksbauten - Teil 1-1: Allgemeine Regeln
fur bewehrtes und unbewehrtes Mauerwerk

DIN EN 1996-2:2010-12 Eurocode 6: Bemessung und Konstruktion von Mauerwerksbauten - Teil 2:
Planung, Auswahl der Baustoffe und Ausfilhrung von Mauerwerk

DIN EN 1996-2/NA:2012-01 Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter - Eurocode 6: Bemessung und
Konstruktion von Mauerwerksbauten - Teil 2: Planung, Auswahl der Baustoffe und
Ausflihrung von Mauerwerk

34

35

36

37

DIN EN 771-1:2011-07 Festlegungen fur Mauersteine - Teil 1: Mauerziegel

% DIN 20000-401:2012-11 Anwendung von Bauprodukten in Bauwerken — Teil 401: Regeln fir die
Verwendung von Mauerziegeln nach DIN EN 771-1:2011-07

39 DIN 105-100:2012-01 Mauerziegel - Teil 100: Mauerziegel mit besonderen Eigenschaften

40 DIN EN 771-2:2015-11 Festlegungen fur Mauersteine - Teil 2: Kalksandsteine

4 DIN 20000-402:2016-03 Anwendung von Bauprodukten in Bauwerken — Teil 402: Regeln fir die
Verwendung von Kalksandsteinen nach DIN EN 771-2:2015-11

42 DIN EN 998-2:2010-12 Festlegungen fur Mortel im Mauerwerksbau - Teil 2: Mauermortel

a3 DIN V 20000-412:2004-03 Anwendung von Bauprodukten in Bauwerken — Teil 412: Regeln fur die

" Verwendung von Mauermdrtel nach DIN EN 998-2:2003-09

DIN V 18580:2004-03 Mauermortel mit besonderen Eigenschaften
45 DIN EN 771-4:2011-07 Festlegungen fiir Mauersteine — Teil 4: Porenbetonsteine
46 DIN 20000-404:2015-12 Anwendung von Bauprodukten in Bauwerken — Teil 404: Regeln fir die

Verwendung von Porenbetonsteinen nach DIN EN 771-4:2011-07

Z7651.17 1.19.14-8/17
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— mindestens 10 cm dicke Wéande oder zwischen Bauteilen aus Beton bzw. Stahlbeton
nach DIN EN 1992-1-1*" in Verbindung mit DIN EN 1992-1-1/NA*® (die indikativen
Mindestfestigkeitsklassen nach DIN EN 1992-1-1* in Verbindung mit
DIN EN 1992-1-1/NA* NDP Zu E.1 (2), sind zu beachten.) oder

— <4000 mm hohe Trennwande mit Stindern und Riegeln aus Stahlblechprofilen und
Beplankung aus Holzspanplatten gemé&R allgemeinem bauaufsichtlichen Priufzeugnis
Nr. P-BWUO3-1 17.2.48 der MPA Stuttgart - Otto-Graf-Institut - Universitat Stuttgart, von
10,6 cm Wanddicke,

einzubauen/anzuschliel3en oder

— an <4000 mm hohe Trennwéande in Sténderbauart mit Stahlunterkonstruktion und
doppelter Beplankung aus Gipskarton-Feuerschutzplatten nach DIN 4102-4*, Tab. 48,
von mindestens 10 cm Wanddicke - jedoch nur seitlich - oder

— Uber eine =510 mm hohe Trennwandschirze in Sténderbauart mit Stahlunter-
konstruktion und Beplankung aus Gips-Feuerschutzplatten entsprechend dem allgemei-
nen bauaufsichtlichen Prifzeugnis Nr. P-BWUO03-117.2.48, von mindestens 10 cm
Wanddicke, an die oben angrenzenden vorgenannten Massivbauteile

anzuschlieRen. Diese an die Brandschutzverglasung allseitig angrenzenden Bauteile
missen mindestens feuerhemmende?® Bauteile sein.

4.3.1.2 Die Eignung der Brandschutzverglasung zur Erfillung der Anforderungen des Brand-
schutzes ist fur den Anschluss an mit nichtbrennbaren® Bauplatten

— doppelt bekleidete Stahlstitzen, jeweils in der Bauart wie solche mindestens der
Feuerwiderstandsklasse F 60-A nach DIN 4102-4*, Tab. 95, bzw.

— bekleidete Stahlstiitzen, jeweils in der Bauart wie solche mindestens der Feuerwider-
standsklasse F 60-A nach DIN 4102-2*° gemé&R dem allgemeinen bauaufsichtlichen Priif-
zeugnis Nr. P-3698/6989-MPA BS,

nachgewiesen.
Bei der Anwendung sind die bauordnungsrechtlichen Vorschriften zu beachten.

4.3.1.3 Die Eignung der Brandschutzverglasung zur Erfillung der Anforderungen des Brand-
schutzes ist fur den Anschluss an mit nichtbrennbaren® Bauplatten bekleidete Holzstiitzen,
jeweils in der Bauart wie solche der Feuerwiderstandsklasse F 30-B nach
DIN 4102-4", Tab. 84, nachgewiesen.

4.3.2 Anschluss an Massivbauteile

4.3.2.1 Der Rahmen der Brandschutzverglasung ist Gber die Anschlussprofile nach Abschnitt 2.1.2.1
unter Verwendung von Befestigungsmitteln nach Abschnitt 2.1.4.2 umlaufend an den
Laibungen der angrenzenden Massivbauteile in Abstdnden <500 mm zu befestigen
(s. Anlagen 3 und 5).

4.3.2.2 Oberer Anschluss Uber eine Trennwandschiirze

4.3.2.2.1 Der obere Anschluss der Brandschutzverglasung Uber eine Trennwandschiirze nach
Abschnitt 4.3.1.1 ist entsprechend Anlage9 auszufihren. Das  Trennwand-
Deckenanschlussprofil nach Abschnitt 2.1.2.1 ist unter Verwendung von Befestigungsmitteln
nach Abschnitt 2.1.4.3 am Riegelprofil der Trennwandschiirze in Abstdnden < 330 mm zu
befestigen.

a7 DIN EN 1992-1-1:2011-01 Eurocode 2: Bemessung und Konstruktion von Stahlbeton- und Spannbetontrag-

werken - Teil 1-1: Allgemeine Bemessungsregeln und Regeln fir den Hochbau

DIN EN 1992-1-1/NA:2013-04 Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter - Eurocode 2: Bemessung und
Konstruktion von Stahlbeton- und Spannbetontragwerken - Teil 1-1: Allgemeine
Bemessungsregeln und Regeln fir den Hochbau

DIN 4102-2:1977-09 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Bauteile; Begriffe, Anforderungen
und Prufungen

48

49

Z7651.17 1.19.14-8/17
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4.3.2.2.2 Die an die Brandschutzverglasung angrenzende Trennwandschiirze muss aus einer Stahl-

4.3.3

4.3.4
43.4.1

4.3.4.2

4.3.5
4.35.1

4.3.5.2

4.3.6

Z7651.17

unterkonstruktion bestehen, die beidseitig mit jeweils einer (in der Laibung mit jeweils zwei)
> 12,5 mm dicken, nichtbrennbaren® Gips-Feuerschutzplatte/n (GKF) nach DIN EN 520° in
Verbindung mit DIN 18180°, beplankt sein muss. Der Aufbau der Trennwandschiirze muss
im Ubrigen den Bestimmungen des Abschnitts 4.3.1.1 entsprechen.

Einbau in eine Trennwand gemaR allgemeinem bauaufsichtlichen Priifzeugnis
Nr. P-BWUO03-1 17.2.48

Der Einbau der Brandschutzverglasung in eine Trennwand entsprechend dem vorgenannten
allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnis ist entsprechend den Anlagen 2 bis 4 auszu-
fuhren.

Seitlicher Anschluss an eine Trennwand nach DIN 4102-4* Tab. 48

Der seitliche Anschluss der Brandschutzverglasung an eine Trennwand in Standerbauart mit
Stahlunterkonstruktion und doppelter Beplankung aus Gipskarton-Feuerschutzplatten nach
DIN 4102-4", Tab. 48, muss entsprechend den Anlagen 5 und 6 ausgefiihrt werden.

Die Rahmenprofile der Brandschutzverglasung bzw. die Anschlussprofile nach
Abschnitt 2.1.2.1 sind an den >2 mm dicken Standerprofilen der Trennwand unter Ver-
wendung von Befestigungsmitteln nach Abschnitt 2.1.4.3 in Abstanden <500 mm zu
befestigen.

Die an die Brandschutzverglasung seitlich angrenzende Trennwand muss aus einer Stahl-
unterkonstruktion bestehen, die beidseitig und in den Laibungen mit jeweils zwei = 12,5 mm
dicken, nichtbrennbaren® Gips-Feuerschutzplatten (GKF) nach DIN EN 520°, in Verbindung
mit DIN 18180°, beplankt sein muss. Der Aufbau der Trennwand muss im Ubrigen den
Bestimmungen des Abschnitts 4.3.1.1 entsprechen.

Anschluss an bekleidete Stahlstiitzen

Der Anschluss der Brandschutzverglasung an bekleidete Stahlstlitzen, die in der Bauart wie
solche mindestens der Feuerwiderstandsklasse F 60-A nach DIN 4102-4°, Tab. 95, ausge-
fuhrt sind, ist entsprechend Anlage 7 auszubilden. Die Stahlstlitzen missen umlaufend mit
jeweils zwei = (12,5 mm + 9,5 mm) dicken, nichtbrennbaren® Gips-Feuerschutzplatten (GKF)
nach DIN EN 520° in Verbindung mit DIN 18180°, bekleidet sein. Die Rahmenprofile der
Brandschutzverglasung bzw. die Anschlussprofile nach Abschnitt 2.1.2.1 sind an den
bekleideten Stahlstitzen unter Verwendung von Befestigungsmitteln nach Abschnitt 2.1.4.3
in Abstanden < 500 mm zu befestigen.

Der wahlweise Anschluss an bekleidete Stahlstiitzen entsprechend dem im Abschnitt 4.3.1.2
genannten allgemeinen bauaufsichtlichen Prufzeugnis ist gemaf Abschnitt 4.3.5.1 und ent-
sprechend Anlage 7 auszufihren.

Anschluss an bekleidete Holzstlitzen

Der Anschluss der Brandschutzverglasung an bekleidete Holzstiitzen, die in der Bauart wie
solche der Feuerwiderstandsklasse F 30-B nach DIN 4102-4°, Tab. 84, ausgefiihrt sind, ist
entsprechend Anlage 8 auszubilden. Die Holzstliitzen missen umlaufend mit jeweils einer
> 12,5 mm dicken, nichtbrennbaren® Gips-Feuerschutzplatte (GKF) nach DIN EN 5208, in
Verbindung mit DIN 18180°, bekleidet sein. Die Rahmenprofile der Brandschutzverglasung
bzw. die Anschlussprofile nach Abschnitt 2.1.2.1 sind an den bekleideten Holzstlitzen unter
Verwendung von Befestigungsmitteln nach Abschnitt 2.1.4.3 in Abstadnden < 500 mm zu be-
festigen.

1.19.14-8/17
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4.4

Ubereinstimmungsbestéatigung

Der Unternehmer, der die Brandschutzverglasung (Zulassungsgegenstand) fertig
stellt/einbaut, muss fiir jedes Bauvorhaben eine Ubereinstimmungsbestatigung ausstellen,
mit der er bescheinigt, dass die von ihm ausgefiihrte Brandschutzverglasung und die hierfr
verwendeten Bauprodukte (z. B. Glasrahmen, Scheiben) den Bestimmungen dieser allge-
meinen bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen (ein Muster fiir diese Ubereinstimmungs-
bestétigung s. Anlage 17). Diese Bestatigung ist dem Bauherrn zur ggf. erforderlichen
Weiterleitung an die zustandige Bauaufsichtsbehorde auszuhandigen.

Bestimmungen fir Nutzung, Unterhalt, Wartung

Im Falle des Austausches beschadigter oder zerstorter Scheiben ist darauf zu achten, dass
Scheiben verwendet werden, die den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung entsprechen. Der Einbau muss so vorgenommen werden, dass die Halterung der
Scheiben im Rahmen wieder in der bestimmungsgemalen Weise erfolgt.

Die Bestimmungen der Abschnitte 4.1 und 4.4 sind sinngemé&n anzuwenden.

Maja Tiemann Beglaubigt
Referatsleiterin

Z7651.17
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Brandschutzverglasung "PANfire-F30"
der Feuerwiderstandsklasse F 30 nach DIN 4102-13

Anlage 5
Anschluss an Wande gem. Abschnitt 4.3.1.1
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Nr. Z-19.14-2053 vom 6. Marz 2017

Deutsches
Institut

fur
Bautechnik

seitlicher Anschluss an Trennwdnde in Stdnderbauweise
mit beids. doppelter Beplankung aus GKF
mind. F60-A nach DIN 4102-4, Tab. 48,
siche auch Abschnitt 4.3.1.1
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Male in mm

Brandschutzverglasung "PANfire-F30"
der Feuerwiderstandsklasse F 30 nach DIN 4102-13

Seitlicher Anschluss an Trennwand nach DIN 4102-4, Tab. 48 (Varianten)

Anlage 6
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Nr. Z-19.14-2053 vom 6. Marz 2017

Deutsches
Institut

fur
Bautechnik

bekleidete Stahlstiitze

nach DIN 4102-4, Tab. 95, mind. F60-A
oder

nach P-3698/6989-MPA BS, mind. F60-A
siehe auch Abschnitt 4.3.1.2

bekleidete Stahlstiitze

nach DIN 4102-4, Tab. 95, mind. F60-A
oder

nach P-3698/6989-MPA BS, mind. F60-A
siehe auch Abschnitt 4.3.1.2

Male in mm

Brandschutzverglasung "PANfire-F30"
der Feuerwiderstandsklasse F 30 nach DIN 4102-13

Anschluss an bekleidete Stahlstiitze gem. Abschnitt 4.3.1.2

Anlage 7
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Nr. Z-19.14-2053 vom 6. Marz 2017

Deutsches
Institut

fur
Bautechnik

S
®)
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¢, |

bekleidete Holzstiitze

nach DIN 4102-4, Tab. 84, F30-B

bekleidete Holzstiitze

nach DIN 4102-4, Tab. 84, F30-B

MafRe in mm

Brandschutzverglasung "PANfire-F30"
der Feuerwiderstandsklasse F 30 nach DIN 4102-13

Anschluss an bekleidete Holzstlitze gem. Abschnitt 4.3.1.3

Anlage 8

Z77660.17
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Nr. Z-19.14-2053 vom 6. Marz 2017

Deutsches
Institut

Bautechnik

fir
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Mafle in mm

Brandschutzverglasung "PANfire-F30"
der Feuerwiderstandsklasse F 30 nach DIN 4102-13

Oberer Anschluss an Trennwandschiirze, Schnitte E-E, F-F

Anlage 9
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Allgemeine

Nr. Z-19.14-2053 vom 6. Marz 2017

bauaufsichtliche Zulassung

Deutsches

Institut
fur

Bautechnik
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MaRe in mm
Brandschutzverglasung "PANfire-F30"
der Feuerwiderstandsklasse F 30 nach DIN 4102-13
Anlage 10
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Nr. Z-19.14-2053 vom 6. Marz 2017

Deutsches
Institut

fur
Bautechnik

DIBt
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Das max. zuldssige Fliigelgewicht beim

Einbau in die Brandschutzverglasung
betrdgt 105 kg; LD <1000 x 2500 (BxH)
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MaRe in mm

Brandschutzverglasung "PANfire-F30"
der Feuerwiderstandsklasse F 30 nach DIN 4102-13

Anschluss an Feuerschutzabschluss, Schnitt H-H

Anlage 11
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Deutsches
Nr. Z-19.14-2053 vom 6. Marz 2017 '"5"";3:
Bautechnik
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Mafe in mm
Brandschutzverglasung "PANfire-F30"
der Feuerwiderstandsklasse F 30 nach DIN 4102-13
Anlage 12
Klemmhalter symmetrisch (Position 12)
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Deutsches

Nr. Z-19.14-2053 vom 6. Marz 2017 '"Sﬁ’;g:
Bautechnik
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Winkel 4 lose
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Mafe in mm

Brandschutzverglasung "PANfire-F30"
der Feuerwiderstandsklasse F 30 nach DIN 4102-13

Klemmhalter asymmetrisch (Position 4)

Anlage 13
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Nr. Z-19.14-2053 vom 6. Marz 2017
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Mafe in mm

Anlage 14

Brandschutzverglasung "PANfire-F30"

der Feuerwiderstandsklasse F 30 nach DIN 4102-13

Dichtungsprofile, Glasrahmenprofile, Glasrahmeneckwinkel
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Nr. Z-19.14-2053 vom 6. Marz 2017

Deutsches
Institut

fir
Bautechnik

) Kenngrbéin Baustoffklasse Technische
Pos. Bezeichnung MaBe in mm Werkstoff gzr:hdverhalten Regeln
1 PANbasic-Isolierverglasungsprofi s. Anlage 14 EN AW 6060 T66 Al DIN EN 755-1
2 PANbasic—Einfachverglasungsprofil s. Anloge 14 EN AW 6060 T66 A DIN EN 755-1
3 PANbasic—F30-Verglasungsprofil s. Anloge 14 EN AW 6060 T66 Al DIN EN 755-1
4 Klemmhalter asymetrisch 8. Anlage 13 Stahlblech, DX51D Al DIN EN 10346
5 Doppelsténderprofil (Vertikalprofil) 65 x 48,8 x 08 Stahlprofil, fyk > 360 N/mm? Al
6 Glasrahmendichtung 5-6,8 (Dichtungsprofil) s. Anlage 14 *
7 Verglasungsdichtung (Dichtungsprofil) s. Anlage 14 *
8 ESG / ESG-H 6 mm s. Anlage 1 A
9 Pyranova 30 S 2.0, 15 mm s. Anloge 1
10 ESG 6 mm bzw. 5 mm s. Anlage 1 Al
1 Dichtungsstreifen 10x1 s B2
12 Klemmhalter symetrisch s. Anlage 12 Stahlblech, DX51D Al DIN EN 10346
13 RK-Blechschraube #35x95 Stahl A DIN 7981
14 Dd@mmschichtbildender Baustoff 30 x 15 * B2/E
15 Ddmmschichtbildender Baustoff 30 x 1,5 x 150 (nur unter Klemmhalter) # B2/E
16 GKF—Streifen 40 x 15 A2 bzw. A2-s1,d0 | DIN EN 520/DIN 18180
17 Glasrahmeneckwinkel 60 x 60 x 1 Stahlblech, DX51D A DIN EN 10346
18 | Clipsschrauben Al'vsgﬁﬁdx ‘"}go Stahl Al
19 | qesignete Befestiqungsmitel gem. stot. Erfordernissen | # 2 48, Abst. < 500 mm Stahl Al
20 | Befestiqungsschroube :bi %g N Stahl Al
Abst. <480 mm untereinander
2 Glasrahmendichtung 8-8,8 (Dichtungsprofil) s. Anlage 14 *
22 VSG 8,76 mm s. Anloge 1 DIN EN 14449
23 | qeeignete Befestiqungsmittel gem. stat. Erfordemissen Abstinde < 500 mm
z.B. zugelassener Diibel mit Stahlschraube
24 | qeeignete Befestiqungsmittel gem. stat. Frfordemissen | ¢ > 48, Abst. < 330 mm Stahl Al
25 GKF-Streifen 65 x 15 A2 bzw. A2-s1,d0 | DIN EN 520/DIN 18180
26 Ddmmschichtbildender Baustoff 20x15 * B2/E
27 | Doppelstanderprofil (Horizontalprofil) 85 x 488 x 0,8 | Stahlprofil, fyk > 360 N/mm? Al
28 Deckenanschlussprofil 68 x 40 x 1,0
29 | Horizontaljlousie mit E-Antrieb (s. Absch. 2.1.1.3)
30 | TW-Sockel-Teleprofi
31 | Halbstanderprofil (Horizontalprofil) 65 x 244 x 08 | Stahlprofil, fy,k > 360 N/mm’ Al
32 PANline—F30-Verglasungsprofil s. Anlage 14 EN AW 6060 T66 Al DIN EN 755-1
33 Scheibenklotzung 80x18, ca. 4 dick Hartholz
34 Verbindungswinkel
35 | Halbstinderprofil (Vertikalprofi) 65 x 24,4 x 0,8 Stahlprofil, fyk > 360 N/mm? Al
36 Kantholzstiick, 2 Stiick je Scheibe 40 x 35 x 150 Hartholz
37 | Clipsschraube Agsgu-gd* gﬁgm Stahl Al
38 Ddmmschichtbildender Baustoff 10 x 2 * B2/E
39 E‘;Iolc“}d';ltttgrz;srgg mmlz (Loubholz) s. Anlage 10 u. 11 B2
* Die Materialangaben sind beim Deutschen Institut fiir Bautechnik hinterlegt
Brandschutzverglasung "PANfire-F30"
der Feuerwiderstandsklasse F 30 nach DIN 4102-13
Anlage 15
Positionsliste

Z77660.17
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Nr. Z-19.14-2053 vom 6. Marz 2017

Deutsches
Institut

4 DIBt
Bautechnik

Verbundglasscheibe "PYRANOVA 30 S2.0”

§
|
_s
5
§

@ Scheibe, 3 mm dick, aus Float— bzw. Ornamentglas,
duBere Scheiben wahlweise gefarbt, bedruckt

und / oder beschichtet oder sandgestrahlt

Brandschutzschicht, ca. Tmm dick

@ Randummantelung, Aluminiumklebeband, 0,11 mm dick

Brandschutzverglasung "PANfire-F30"
der Feuerwiderstandsklasse F 30 nach DIN 4102-13

Anlage 16
Aufbau der Verbundglasscheibe
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Deutsches
Nr. Z-19.14-2053 vom 6. Mérz 2017 Instn:gt
iir

Bautechnik

) Muster flr eine
Ubereinstimmungsbestétigung

— Name und Anschrift des Unternehmens, das die Brandschutzverglasung(en) (Zulassungsgegenstand)
fertiggestellt/eingebaut hat:

R D210 4 Ao [T =[] o F= LU S

— Geforderte Feuerwiderstandsklasse der Brandschutzverglasung(en): ..................

Hiermit wird bestatigt, dass

— die Brandschutzverglasung(en) der Feuerwiderstandsklasse .......... hinsichtlich aller Einzelheiten
fachgerecht und unter Einhaltung aller Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung
Nr. Z-19.14-.... des Deutschen Instituts fiir Bautechnik vom ....... (und ggf. der Bestimmungen der
Anderungs- und Erganzungsbescheide vom ....... ) fertiggestellt und eingebaut sowie gekennzeichnet
wurde(n) und

— die fur die Ausfihrung des Zulassungsgegenstands verwendeten Bauprodukte (z. B. Rahmenteile,
Scheiben) den Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen und erforderlich
gekennzeichnet waren. Dies betrifft auch die Teile des Zulassungsgegenstandes, fir die die Zulassung
gdf. hinterlegte Festlegungen enthalt.

(Ort, Datum) (Firma/Unterschrift)

(Diese Bestatigung ist dem Bauherrn zur ggf. erforderlichen Weitergabe an die zustandige
Bauaufsichtsbehorde auszuhandigen.)

Brandschutzverglasung "PANfire-F30"
der Feuerwiderstandsklasse F 30 nach DIN 4102-13

. Anlage 17
- Muster flr eine Ubereinstimmungsbestatigung -

77661.17 1.19.14-8/17




