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ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit
des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

Dieser Bescheid ersetzt nicht die fir die Durchfihrung von Bauvorhaben gesetzlich vor-
geschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigungen.

Dieser Bescheid wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbesondere privater Schutzrechte,
erteilt.

Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weitergehender
Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", dem Verwender bzw. Anwender Kopien
dieses Bescheides zur Verfligung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass dieser Bescheid
an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behorden
ebenfalls Kopien zur Verfugung zu stellen.

Dieser Bescheid darf nur vollstéandig vervielfaltigt werden. Eine auszugsweise Veroéffent-
lichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fur Bautechnik. Texte und Zeichnun-
gen von Werbeschriften diirfen diesem Bescheid nicht widersprechen, Ubersetzungen
miissen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fiir Bautechnik nicht gepriifte Ubersetzung der
deutschen Originalfassung” enthalten.

Dieser Bescheid wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen kdénnen nachtraglich erganzt
und geadndert werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.

Dieser Bescheid beinhaltet zugleich eine allgemeine Bauartgenehmigung. Die von diesem
Bescheid umfasste allgemeine Bauartgenehmigung gilt zugleich als allgemeine bauaufsicht-
liche Zulassung fur die Bauart.

Dieser Bescheid bezieht sich auf die von dem Antragsteller gemachten Angaben und
vorgelegten Dokumente. Eine Anderung dieser Grundlagen wird von diesem Bescheid nicht
erfasst und ist dem Deutschen Institut fir Bautechnik unverziglich offenzulegen.
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BESONDERE BESTIMMUNGEN
Zulassungsgegenstand und Verwendungsbereich

Zulassungsgegenstand

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung gilt fir die Herstellung und Verwendung von
losen, ungebundenen Zellulosefasern mit der Bezeichnung "fineFloc".

Die aus Zeitungspapier durch mechanische Zerkleinerung unter Zugabe von Brandschutz-
mitteln hergestellten Zellulosefasern (nachfolgend als Warmedammstoff bezeichnet) dienen
zur Herstellung von Warmedammschichten durch maschinelle Verarbeitung an der Anwen-
dungsstelle.

Verwendungsbereich

Der Warmedammstoff ist maschinell trocken oder unter Zugabe von Wasser zu verarbeiten.
Der Warmedammstoff ist wie folgt im Bauwerk zu verwenden:

a) als freiliegender Warmedammstoff auf horizontalen oder gewdlbten bzw. méaRig geneig-
ten Flachen (< 10°) und zwischen Bindern oder Balken von Dachdecken,

b) als raumausfillender Warmedammstoff in geschlossenen bzw. nachtraglich zu
schlie@enden Hohlraumen.

Der Warmedammstoff wird anwendungs- und verarbeitungsspezifisch mit unterschiedlichen
Rohdichten verarbeitet.

Der Warmedammestoff ist nicht druckbelastbar. Der Einbau muss in vor Feuchtigkeit
geschutzten Bereichen erfolgen.

Der trocken verarbeitete Warmedammstoff darf fur AuRenbauteile GK 0 (Gebrauchs-
klasse 0) nach DIN 68800-2' verwendet werden.

Hinsichtlich des Brandverhaltens darf der Warmedammstoff als normalentflammbarer Bau-
stoff geman den Landesbauordnungen verwendet werden.

Bestimmungen fir das Bauprodukt

Die Prufverfahren sind in Anlage 1, Abschnitt A1 bis A5, beschrieben.

Eigenschaften und Zusammensetzung

Zusammensetzung und Herstellungsverfahren

Der Warmedammstoff muss nach der Zusammensetzung und dem Herstellungsverfahren
dem entsprechen, der den Zulassungsversuchen zugrunde lagen. Zusammensetzung und

Herstellungsverfahren sind beim Deutschen Institut fiir Bautechnik hinterlegt. Anderungen
darfen nur mit Zustimmung des Deutschen Instituts fur Bautechnik erfolgen.

Rohdichte

Jeder Einzelwert der Rohdichte des Warmedammstoffs muss bei Prufung nach Anlage 1,
Abschnitt A2.1, A2.2 oder A2.3, innerhalb folgender Bereiche liegen:

a) freiliegend 30 - 40 kg/m3
b) raumausfillend 35 - 60 kg/m?3
c) unter Zugabe von Wasser 30 - 50 kg/ms3
DIN 68800-2:2012-02 Holzschutz; Teil 2: Vorbeugende bauliche MaRnahmen im Hochbau

1.23.11-797/17
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Der Warmedammstoff darf sich bei der Prifung des SetzmalRes nach Anlage 1,
Abschnitt A3.1, um nicht mehr als 15 % setzen.

Setzmal} unter verscharften Klimabedingungen

Der Warmedammstoff darf sich bei der Prifung des SetzmaRes nach Anlage 1,
Abschnitt A3.2, um nicht mehr als 10 % setzen.

Feuchteaufnahme

Der Warmedammstoff darf bei Prifung nach Anlage 1, Abschnitt A4, nicht mehr als
13 Masse-% Feuchte aufnehmen.

Warmeleitfahigkeit

Der Warmedammstoff darf bei 10 °C Mitteltemperatur bei Prifung der Warmeleitfahigkeit
Aoy Nach Anlage 1, Abschnitt A5, den Grenzwert Agen, = 0,0370 W/(m-K) nicht Uber-
schreiten.

Die Prifung erfolgt nach Trocknung bei 70 °C.

Brandverhalten

Der Warmedammstoff muss die Anforderungen an normalentflammbare Baustoffe (Klasse E
nach DIN EN 13501-1?) erfiillen. Die Priifungen sind nach DIN EN ISO 11925-2% an trocken
und an feucht verarbeiteten Materialproben durchzufihren.

Herstellung, Verpackung, Transport, Lagerung und Kennzeichnung

Herstellung

Bei der Herstellung des Warmedammstoffs sind die Bestimmungen des Abschnitts 2.1
einzuhalten.

Verpackung, Transport, Lagerung

Der Warmedammstoff ist so zu verpacken, dass er wahrend des Transports und der Lage-
rung auf der Baustelle trocken bleibt.

Kennzeichnung

Die Verpackung des Bauprodukts muss vom Hersteller mit dem Ubereinstimmungszeichen
(U-zeichen) nach den Ubereinstimmungszeichen-Verordnungen der Lander gekennzeichnet
werden. Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach
Abschnitt 2.3 erfllt sind.

Weiterhin ist die Verpackung des Warmedammstoffs in deutlicher Schrift mit folgenden
Angaben zu versehen:

— Zellulosefaser-Dammstoff "fineFloc" als Warmedammstoff nach allgemeiner bauaufsicht-
licher Zulassung Nr. Z-23.11-2024

— Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit: A = 0,040 W/(m-K)

— normalentflammbar, Klasse E nach DIN EN 13501-1

— Homanit Building Materials GmbH & Co. KG, 06536 Berga, oder Name des Vertreibers
— Herstellwerk® und Herstelldatum*

— Fullgewicht

DIN EN 13501-1:2010-01 Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brandverhalten; Teil 1:
Klassifizierung mit den Ergebnissen aus den Prifungen zum Brandverhalten von
Bauprodukten; Deutsche Fassung EN 13501-1:2007+A1:2009

DIN EN ISO 11925-2:2011-02 Prufungen zum Brandverhalten; Entzindbarkeit von Produkten bei direkter
Flammeneinwirkung; Teil 2: Einzelflammentest (ISO 11925-2:2010); Deutsche Fas-
sung EN ISO 11925-2:2010

Kann auch verschlusselt angegeben werden

1.23.11-797/17
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— Hinweis:
Die Verarbeitung von "fineFloc" entsprechend der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulas-
sung Nr. Z-23.11-2024 darf nur durch geschulte Fachbetriebe erfolgen, die vom Antrag-
steller in einer Liste gefuhrt werden.

Der Lieferschein muss folgende Angaben enthalten:

— Zellulosefaser-Dammstoff “fineFloc" als Warmedammstoff nach allgemeiner bauaufsicht-
licher Zulassung Nr. Z-23.11-2024

Ubereinstimmungsnachweis
Allgemeines

Die Bestatigung der Ubereinstimmung des Bauprodukts mit den Bestimmungen dieser allge-
meinen bauaufsichtlichen Zulassung muss firr jedes Herstellwerk mit einem Ubereinstim-
mungszertifikat auf der Grundlage einer werkseigenen Produktionskontrolle und einer re-
gelméaRigen Fremduberwachung einschlief3lich einer Erstprifung des Bauprodukts nach
MaRgabe der folgenden Bestimmungen erfolgen.

Fir die Erteilung des Ubereinstimmungszertifikats und die Fremdiiberwachung hat der Her-
steller des Bauprodukts eine hierflr anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierfur aner-
kannte Uberwachungsstelle einzuschalten.

Die Erklarung, dass ein Ubereinstimmqngszertifikat erteilt ist, hat der Hersteller durch Kenn-
zeichnung der Bauprodukte mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) unter Hinweis
auf den Verwendungszweck abzugeben.

Dem Deutschen Institut far Bautechnik ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des von ihr
erteilten Ubereinstimmungszertifikats zur Kenntnis zu geben.

Dem Deutschen Institut fir Bautechnik ist zusatzlich eine Kopie des Erstprifberichts zur
Kenntnis zu geben.

Werkseigene Produktionskontrolle

In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durchzu-
fuhren. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzunehmende
kontinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicherstellt, dass die
von ihm hergestellten Bauprodukte den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung entsprechen.

Die werkseigene Produktionskontrolle soll mindestens die in Tabelle 1 aufgefuhrten Malf3-
nahmen einschliel3en.

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und auszu-
werten. Die Aufzeichnungen mussen mindestens folgende Angaben enthalten:

— Bezeichnung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials und der Bestandteile
— Art der Kontrolle oder Prifung

— Datum der Herstellung und der Prifung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials
oder der Bestandteile

— Ergebnis der Kontrollen und Prufungen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den Anfor-
derungen

— Unterschrift des fir die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen

Die Aufzeichnungen sind mindestens fuinf Jahre aufzubewahren und der fur die Fremduber-
wachung eingeschalteten Uberwachungsstelle vorzulegen. Sie sind dem Deutschen Institut
fur Bautechnik und auf Verlangen der zustandigen obersten Bauaufsichtsbehdrde vorzu-
legen.

1.23.11-797/17
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Bei ungenigendem Prifergebnis sind vom Hersteller unverziglich die erforderlichen Maf3-
nahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Bauprodukte, die den Anforderungen nicht
entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit Ubereinstimmenden ausge-
schlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch mdglich und zum
Nachweis der Mangelbeseitigung erforderlich - die betreffende Prifung unverziglich zu
wiederholen.

Fremduberwachung

In jedem Herstellwerk ist die werkseigene Produktionskontrolle durch eine Fremdiber-
wachung regelmafig zu tberprifen, mindestens jedoch zweimal jahrlich.

Im Rahmen der Fremdiberwachung ist eine Erstprifung des Bauprodukts durchzufuhren,
sind Proben nach dem in Tabelle 1 festgelegten Prufplan zu entnehmen und zu prifen und
kénnen auch Proben fur Stichprobenprifungen entnommen werden. Die Probenahme und
Prufungen obliegen jeweils der anerkannten Uberwachungsstelle.

Es sind mindestens die Prifungen entsprechend Tabelle 1 sowie die Kontrolle der Kenn-
zeichnung (Abschnitt 2.2.3) durchzufiihren.

Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremdiberwachung sind mindestens fiinf Jahre aufzu-
bewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle oder der Uberwachungsstelle dem Deut-
schen Institut fir Bautechnik und auf Verlangen der zustandigen obersten Bauaufsichts-
behorde vorzulegen.

Tabelle 1: Art und Umfang der Priifungen im Rahmen des Ubereinstimmungsnachweises

Eigenschaft Prifung Mindesthaufigkeit

nach nach Werkseigene Fremduberwachung

Abschnitt Abschnitt Produktionskontrolle

Rohdichte

nach 2.1.2 A2.1 1 x wochentlich 2 x jahrlich
A2.2 1 x wochentlich 2 x jahrlich
A2.3 1 x je Quartal 2 x jahrlich

Setzmalf}

nach 2.1.3 A3.1 2 x wochentlich 2 x jahrlich
A3.2 1 x monatlich 2 x jahrlich

Feuchteaufnahme

nach 2.1.4 A4 - 2 x jahrlich

Warmeleitfahigkeit | A5’

nach 2.1.5 a) - 1 x jahrlich
b) - 1 x jahrlich

Brandverhalten

nach 2.1.6 2.1.6 1 x wochentlich -

Im Laufe des Uberwachungszeitraumes ist der gesamte Rohdichtebereich zu erfassen.

1.23.11-797/17
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3 Bestimmungen fir die Anwendung des Zulassungsgegenstandes
3.1 Planung und Bemessung

3.1.1 Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit

Beim rechnerischen Nachweis des Warmedurchlasswiderstandes der Bauteile gilt fir die
Warmedammschicht folgender Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit:

A = 0,040 W/(m-K)
3.1.2 Nenndicke

Bei der Berechnung des Warmedurchlasswiderstandes ist die Nenndicke der Warmedamm-
schicht anzusetzen.

Die Nenndicke ist anwendungsspezifisch wie folgt definiert:

Anwendungsbereich Verarbeitung Nenndicke
freiliegend Einbaudicke entsprechend
trocken Abschnitt A1 minus 20 %

Einbaudicke entsprechend
unter Zugabe von Wasser | Abschnitt Al

raumausfullend lichte Weite des ausgefullten Hohl-
trocken raumes

unter Zugabe von Wasser

3.13 Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl

Der rechnerische Nachweis eines mdglichen Tauwasserausfalls infolge Dampfdiffusion nach
DIN 4108-3° ist mit der Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl u = 1 bzw. 2 zu fiihren.

3.14 Brandverhalten

Der Warmedammstoff ist ein normalentflammbarer Baustoff, Klasse E nach
DIN EN 13501-1%

3.15 Holzschutz
Fur die Verwendung des Warmedammstoffs nach Abschnitt 1.2.2 gilt DIN 68800-2".

3.2 Ausfuhrung

3.21 Anforderungen an die Warmedammschicht
3.2.1.1 Rohdichte
Die Warmedammschicht muss im eingebauten Zustand folgende Rohdichten aufweisen:

Anwendungsbereich Verarbeitung Rohdichte

freiliegend trocken 30 - 40 kg/m3
unter Zugabe von Wasser 30 - 50 kg/m3

raumausfullend trocken 35 - 60 kg/m?3
unter Zugabe von Wasser 40 - 50 kg/ms3

° DIN 4108-3:2014-11 Warmeschutz und Energie-Einsparung in Gebauden; Teil 3: Klimabedingter Feuch-

teschutz, Anforderungen, Berechnungsverfahren und Hinweise fur Planung und
Ausfihrung

Z42494.17 1.23.11-797/17
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Die Rohdichte wird rechnerisch als Quotient aus der Masse des eingebrachten Materials und
dem ausgefillten Volumen ermittelt.

Anforderungen an die Verarbeitung

Der Warmedammstoff ist entsprechend den Verarbeitungshinweisen des Herstellers
einzubringen.

Der Warmedammestoff wird maschinell gemaf: dem in Abschnitt 1.2.1 beschriebenen Verfah-
ren verarbeitet.

Die Warmedammschicht muss eine gleichmaRige Einbaudicke unter Bertcksichtigung der
Nenndicke aufweisen. Hierzu sind geeignete Hoéhenmarken vor der Verarbeitung in einem
ausreichenden Abstand anzuordnen.

Das ausfuhrende Unternehmen hat die Einbaudicke entsprechend Anlage 1, Abschnitt A1,
sowie die Rohdichte entsprechend den Abschnitten 2.1.2 und 4.1.1 zu Uberprifen.

Die Anforderungen von DIN 4108-3° hinsichtlich der Be- und Entliftungséffnungen sowie
des Luftungsquerschnitts oberhalb der Warmedammschicht sind zu beachten.

Bei der Verarbeitung unter Zugabe von Wasser ist vor dem SchlieRen des Hohlraumes
sicherzustellen, dass der grof3te Teil der eingebrachten Wassermenge zur Vermeidung von
Schéaden in der Baukonstruktion verdunstet ist. Der hierfur erforderliche Zeitraum wird be-
stimmt durch die Klimabedingungen der Umgebung.

Anforderungen an die konstruktive Ausfiihrung

Fur die Ausfuhrung von Konstruktionen bei Verwendung des Warmedammstoffs nach
Abschnitt 1.2.2 gilt DIN 68800-2".

Beim losen Einbau auf geneigten oder gewdlbten Flachen ist durch geeignete MalRnahmen
ein Abrutschen des Warmedammstoffs zu verhindern.

Sind im Bereich des Warmedammestoffs Einbauleuchten (Deckenleuchten), Klimaanlagen
oder andere warmeerzeugende Einbauten vorgesehen oder vorhanden, ist durch konstruk-
tive Malinahmen ein im brandschutztechnischen Sinn bedenklicher Warmestau zu vermei-
den (z. B. durch einen Abdeckkasten aus nichtbrennbaren Baustoffen — Baustoffklasse A
nach DIN 4102-1° -, wobei die Abstdnde zwischen der Innenkante Abdeckkasten und der
AuRen- bzw. Oberkante des Einbaugeh&duses mindestens 10 cm betragen muissen).

Bei der Anwendung als raumausfillender Warmedammstoff in geschlossenen Hohlraumen
ist durch geeignete MaRnahmen sicherzustellen (z. B. Uberpriifung durch Kontrollbohrun-
gen), dass der Hohlraum vollstéandig mit dem Warmedammestoff ausgefullt wird.

Bei der Verarbeitung unter Zugabe von Wasser sind nur solche Baustoffe als Beplankung zu
verwenden, die die eingebrachte Feuchtigkeit austrocknen lassen.

Anforderungen an das ausfilhrende Unternehmen

Der Warmedammstoff darf nur von Unternehmen verarbeitet werden, die Uber ausreichende
Erfahrungen mit der Verarbeitung des Materials verfigen. Der Hersteller hat daher die aus-
fuhrenden Unternehmen in Hinblick auf die maschinelle Verarbeitung zu schulen.

Der Hersteller hat eine Liste der ausfuhrenden Unternehmen zu fihren, die dem Deutschen
Institut fir Bautechnik und der Uberwachungsstelle unaufgefordert in der jeweils neuesten
Fassung vorzulegen ist.

Fur jede Anwendungsstelle hat das ausfilhrende Unternehmen eine Bescheinigung auszu-
stellen, die unter Bezug auf diese allgemeine bauaufsichtliche Zulassung folgende Angaben
enthalten muss:

DIN 4102-1:1998-05 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Teil 1: Baustoffe; Begriffe, Anfor-
derungen und Prifungen

1.23.11-797/17
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Zellulosefaser-Dammstoff “fineFloc" als Warmedammstoff nach allgemeiner bauaufsicht-
licher Zulassung Nr. Z-23.11-2024

ausfuhrendes Unternehmen

Bauvorhaben und Bauteil

Datum der durchgefiihrten Einbauarbeiten
Verarbeitungsverfahren

Einbaudicke

Einbau-Rohdichte

Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit
normalentflammbar, Klasse E nach DIN EN 13501-1

Die Bescheinigung ist dem Bauherrn auszuhandigen und von diesem zu den Bauakten ein-
zureichen.

Frank Ifflander Beglaubigt
Referatsleiter

Z42494.17
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Die Einbaudicke ebener, horizontaler und ohne Abdeckung eingebauter Dammschichten
wird mit einer ebenen Prufplatte (Abmessungen: 200 mm x 200 mm, Gewicht 200 + 5 g) ge-
prift (Prufdruck: 50 N/m?2). Die Prufplatte wird vorsichtig auf die Dammschicht aufgesetzt und
die Hohe mittels einer zentrisch, durch die Prufplatte gefihrten Nadel ermittelt. Als Dicke ist
der Mittelwert aus mindestens 10 Einzelwerten anzugeben, die - Uber die Flache verteilt - an
verschiedenen Stellen zu ermitteln sind.

Bestimmung der Rohdichte
Bestimmung der Rohdichte bei freiliegender trockener Verarbeitung

Zur Bestimmung der Rohdichte einer frei eingebauten DAmmschicht wird der Dammstoff aus
ca. 1 m Fallhéhe in einen oben offenen, formstabilen Behélter mit den lichten Maf3en 0,55 m
x 0,55 m x 0,33 m (Lange x Breite x Hohe; Volumen = 0,25 m3) trocken eingeblasen. Die
Oberflache ist bindig mit der Oberkante des Behdlters an einem Lineal manuell durch
Abzupfen des Uberstehenden Materials abzugleichen.

Die Masse des Inhalts des Behalters wird auf 100 g genau gewogen. Aus der Masse und
dem Volumen (0,01 m3) wird die Rohdichte (kg/m3) berechnet. Die Einzelergebnisse von
3 Versuchen und der Mittelwert sind anzugeben.

Bestimmung der Rohdichte bei der trockenen Verarbeitung in HohlrGumen

Zur Bestimmung der Rohdichte einer unter raumlicher Begrenzung eingebauten Damm-
schicht ist der Dammstoff in einen allseits geschlossenen Behélter aus Lochblech
(ca. 3,2mm Lochung) mit den lichten MafRen von 0,55mx0,55mx0,33m (Volu-
men = 0,10 m3) durch eine Einblaséffnung trocken einzublasen. Die Masse des Inhalts des
Behalters wird auf 100 g genau gewogen, und die Rohdichte ist aus der ermittelten Masse
und dem Volumen (0,10 m3) zu berechnen. Die Einzelergebnisse von 3 Versuchen und der
Mittelwert sind anzugeben.

Bestimmung der Rohdichte bei der Verarbeitung unter Zugabe von Wasser

Zur Bestimmung der Rohdichte ist der Dammstoff in einen formstabilen Behdlter mit den
lichten Maf3en 0,625 m x 1,00 m x 0,16 m (Breite x H6he x Dicke; Volumen = 0,1 m3) unter
Zugabe von Wasser einzusprihen. Wahrend des Beflllens des Behalters ist dieser auf der
Breitseite (0,625 m) so aufzustellen, dass er nahezu senkrecht steht. Die Beflillung des Be-
halters ist so vorzunehmen, wie sie praktisch zur Erstellung einer senkrechten Dammschicht
erfolgen wirde.

Die Oberflache ist anschlieRend mit einer rotierenden Birste mit der Oberkante des Behal-
ters abzugleichen. Die Masse des Inhalts des Behalters wird auf 100 g genau gewogen. Aus
der Masse und dem Volumen (0,1 m3) wird die Rohdichte (kg/m3) berechnet. Die Einzelwerte
von 3 Versuchen und der Mittelwert sind anzugeben.

Zusatzlich sind die Mittelwerte der Feuchtegehalte des Dammstoffes mit und ohne Wasser
anzugeben.

Bestimmung des Setzmal3es
Bestimmung des Setzmal3es bei Erschitterungen

Der Dammstoff wird in einen oben offenen Behdlter (Bauart gemafR Abschnitt A2.2, jedoch
ohne Deckel) trocken eingeblasen. Die Oberflache ist biindig mit der Oberkante des Behél-
ters an einem Lineal manuell durch Abzupfen abzugleichen.
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Anschliel3end wird der Behdlter auf eine Vorrichtung zur Setzmaf3bestimmung montiert. Die
Anlage besteht aus einer Aufnahmeplatte, die durch einen Exzenter angeregt wird. Der Ex

zenter ist so eingestellt, dass der Behélter gleichmafig um 50 mm angehoben und anschlie-
Rend im freien Fall auf harte Kunststofflager aufschlagt.

Dieser Vorgang wird 20-mal wiederholt. Die Fillhdhe des Behalters wird jeweils vor und
nach 3 Versuchen in der Mitte des Behdlters in Anlehnung an Abschnitt A1 bestimmt.

Das relative Setzmal? wird folgendermaf3en bestimmt:

relatives Setzmal3 = (D, — D,)/D,-100 %

D, Fillhéhe in m vor den Erschiitterungsversuchen

D, Fullhéhe in m nach den Erschitterungsversuchen

Die Rohdichten sind bezogen auf die Behélterhéhe und auf die Dicke D, anzugeben.
Bestimmung des Setzmal3es unter verschéarften Klimabedingungen

Der Dammstoff wird in einen oben offenen Behalter (Bauart gemalR Abschnitt A2.2, jedoch
ohne Deckel) eingeblasen. Die Oberflache ist biindig mit der Oberkante des Behélters an ei-
nem Lineal manuell durch Abzupfen abzugleichen.

Die Rohdichte des eingeblasenen Materials, die 35 kg/m3 nicht Gberschreiten soll, ist zu
bestimmen. Die Probe wird danach vorsichtig in eine auf 40 °C und 90 % relative Feuchte
eingestellte Klimakammer gestellt und dort 7 Tage belassen. Die Fullhéhe wird vor und nach
dem Versuch in der Mitte des Behélters in Anlehnung an Abschnitt A1 bestimmt und ist auf
ganze Millimeter gerundet anzugeben.

Bestimmung der Gleichgewichtsfeuchte

Die Bestimmung der Gleichgewichtsfeuchte erfolgt nach DIN EN ISO 12571" bei 23 °C und
80 % relativer Feuchte und bei einer Ricktrocknungstemperatur von 70 °C.

Bestimmung der Warmeleitfahigkeit
Die Priifung der Warmeleitfahigkeit erfolgt nach DIN 52612-1% oder DIN EN 126672,

a) Die Prufkorper fur die Bestimmung der Wéarmeleitféhigkeit des trocken zu verarbeitenden
Materials werden durch Einblasen des Dammstoffs in Probenhalterungen mit den lichten
Innenmaflen 500 mm x 500 mm x 120 mm hergestellt. Zur Messung wird die Dicke der
Probe auf 100 mm vermindert. Auf das sich daraus ergebende Volumen ist auch die an-
zugebende Rohdichte zu beziehen.

b) Die Prufkorper fur die Bestimmung der Warmeleitfahigkeit des unter Zugabe von Wasser
verarbeiteten Materials werden durch Einblasen des Dammestoffs in Probenhalterungen
mit den lichten Innenmaf3en von mindestens 500 mm x 500 mm x 100 mm hergestellt.
Zur Messung werden die ausgeschalten Prifkdrper mit der Nenndicke 100 mm in das
Plattengerat eingebaut.

Wahrend der Laufzeit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung sind im Rahmen des
Ubereinstimmungsnachweises (siehe Tabelle 1) Proben zu prufen, die hinsichtlich ihrer
Rohdichte die unter Abschnitt 2.1.2 angegebenen Bereiche erfassen.

DIN EN ISO 12571:2013-12  Warme- und feuchtetechnisches Verhalten von Baustoffen und Bauprodukten;
Bestimmung der hygroskopischen Sorptionseigenschaften; Deutsche Fassung
EN ISO 12571:2013

DIN 52612-1:1979-09 Warmeschutztechnische Priifungen; Bestimmung der Warmeleitfahigkeit mit dem
Plattengerat; Durchfuihrung und Auswertung
DIN EN 12667:2001-05 Warmeschutztechnisches Verhalten von Baustoffen und Bauprodukten; Bestim-

mung des Warmedurchlasswiderstandes nach dem Verfahren mit dem Plattengerét
und dem Warmestrommessplatten-Geréat; Produkte mit hohem und mittlerem
Warmedurchlasswiderstand; Deutsche Fassung EN 12667:2001
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