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ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit
des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

Sofern in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Anforderungen an die besondere
Sachkunde und Erfahrung der mit der Herstellung von Bauprodukten und Bauarten betrau-
ten Personen nach den 8§ 17 Abs. 5 Musterbauordnung entsprechenden Landerregelungen
gestellt werden, ist zu beachten, dass diese Sachkunde und Erfahrung auch durch gleich-
wertige Nachweise anderer Mitgliedstaaten der Européaischen Union belegt werden kann.
Dies gilt ggf. auch fur im Rahmen des Abkommens Uber den Europaischen Wirtschaftsraum
(EWR) oder anderer bilateraler Abkommen vorgelegte gleichwertige Nachweise.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die fur die Durchfihrung von Bau-
vorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigun-
gen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbeson-
dere privater Schutzrechte, erteilt.

Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter gehen-
der Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen”, dem Verwender bzw. Anwender des
Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfl-
gung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung an
der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behorden
Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfiigung zu stellen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollstéandig vervielfaltigt werden. Eine
auszugsweise Veroéffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fiir Bautech-
nik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dirfen der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung nicht widersprechen. Ubersetzungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulas-
sung miissen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fiir Bautechnik nicht geprifte Uber-
setzung der deutschen Originalfassung" enthalten.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung koénnen nachtraglich ergdnzt und geandert
werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.
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BESONDERE BESTIMMUNGEN
Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

Zulassungsgegenstand

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung gilt fir die Herstellung und Verwendung der
mehrlagigen Verbund-Warmedamm-Matten mit den Bezeichnungen "SuperFoil SF19",
"SuperFoil SF40" und "SuperFoil SF60" als Warmedammstoff (nachfolgend als Dammstoff-
matte bezeichnet).

Die Dammstoffmatte "SuperFoil SF19" besteht aus 19 Lagen.

Die Dammstoffmatte "SuperFoil SF40" besteht aus 37 Lagen.

Die Dammstoffmatte "SuperFoil SF60" besteht aus 55 Lagen.

Die Verbindung der Einzellagen untereinander erfolgt durch N&hte im Randbereich der
Dammestoffmatten mit Kunststofffaden.

Anwendungsbereich

Die Dammstoffmatten dirfen als nicht druckbelastbare Warmedammstoffe entsprechend
den Anwendungsgebieten DI, DAD, DZ, WH, WI und WTR nach DIN 4108-10" unter Beach-
tung des klimabedingten Feuchteschutzes (Tauwasserschutz) der Gesamtkonstruktion ver-
wendet werden.

Die Dammestoffmatten dirfen nicht fur die Standsicherheit einer baulichen Anlage oder deren
Teile dienen, d. h., eine Lastabtragung in die Dammstoffmatte ist auszuschlie3en.

Hinsichtlich des Brandverhaltens dirfen die Dammstoffmatten als normalentflammbare Bau-
stoffe gemal den Landesbauordnungen verwendet werden.

Bestimmungen fir das Bauprodukt

Eigenschaften und Zusammensetzung

Aufbau

Die Dammstoffmatten sind symmetrisch aufgebaut.

Die aulRere Folie besteht jeweils aus Aluminium-Folie mit eingearbeiteter Armierung.

Die Dammstoffmatte "SuperFoil SF19" besteht aus 19 Lagen. Aluminium-Folie (2 Lagen)
und abwechselnd aus aluminiumbeschichteter Polyethylenterephthalat-Folie (6 Lagen),
Weichschaumstoff (8 Lagen) und Polyethylenvlies (3 Lagen).?

Die Dammstoffmatte "SuperFoil SF40" besteht aus 37 Lagen, Aluminium-Folie (2 Lagen)
und abwechselnd aus aluminiumbeschichteter Polyethylenterephthalat-Folie (13 Lagen),
Weichschaumstoff (16 Lagen) und Polyethylenvlies (6 Lagen).?

Die Dammstoffmatte "SuperFoil SF60" besteht aus 55 Lagen, Aluminium-Folie (2 Lagen),
aluminiumbeschichteter  Polyethylenterephthalat-Folie (20 Lagen), Weichschaumstoff
(24 Lagen) und Polyethylenvlies (9 Lagen).”

Durch die Bildung von Luftschichten zwischen den einzelnen Lagen ist ein Aufblahen der
Dammestoffmatten moglich. Durch das Aufblahen werden eventuell angrenzende Luftschich-
ten gefillt.

Male

Die Lieferdicken der Dammstoffmatten haben folgende Abmessungen:

DIN 4108-10:2015-12 Warmeschutz- und Energie-Einsparung in Geb&auden; Teil 10: Anwendungsbezo-
gene Anforderungen an Warmedammstoffe; Werkmafig hergestellte Warmedamm-
stoffe

Der Schichtaufbau ist beim DIBt hinterlegt.

1.23.11-742/17
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SuperFoil SF19: ca. 40 mm

SuperFoil SF40: ca. 65 mm

SuperFoil SF60: ca. 100 mm

Die Dammstoffmatten werden in Rollen mit folgenden Nennldngen x Nennbreiten geliefert:
SuperFoil SF19: 10,0 m x 1,50 m, 12,5m x 1,50 m

SuperFoil SF40: 10,0 m x 1,50 m

SuperFoil SF60: 8,0 m x 1,50 m

Die Lange und Breite der Dammstoffmatte miissen bei Prifung nach DIN EN 822° den
angegebenen NennmalRen unter Berlicksichtigung der Grenzabweichungen nach Tabelle 1
entsprechen.

Tabelle 1: Grenzabweichungen

Breite | Lange

Grenzabweichung jedes gemessenen Einzelwertes
der Stichproben von den angegebenen Nennmaflen

+2 9% |-2%*

Uberschreitung ist nicht begrenzt

Die Dicken der Dammstoffmatten unter Belastung (50 Pa) missen bei Prifung in Anlehnung
an DIN EN 823* an der ausgelegten Dammstoffmatte mindestens folgenden Werten
entsprechen.

SuperFoil SF19: 27 mm
SuperFoil SF40: 41 mm
SuperFoil SF60: 71 mm
Flachengewicht

Jeder Einzelwert des Flachengewichts der Dammstoffmatten muss folgenden Werten
entsprechen.

SuperFoil SF19: 0,77 kg/m2 £ 10 %

SuperFoil SF40: 1,31 kg/m2 + 10 %

SuperFoil SF60: 1,82 kg/m2+ 10 %

Die Priifung erfolgt in Anlehnung an DIN EN 1602°.
Wéarmedurchlasswiderstand

Bei Prifung nach DIN EN 12667° muss der Warmedurchlasswiderstand R der Dammstofi-
matten grol3er oder gleich folgender Werte sein.

SuperFoil SF19: R =1,29 (m2 -K)/W

SuperFoil SF40: R = 2,62 (m2 -K)/W

SuperFoil SF60: R = 3,46 (m2 -K)/W

DIN EN 822:2013-05 Warmedammstoffe fiir das Bauwesen; Bestimmung der Lange und Breite;
Deutsche Fassung EN 822:2013

DIN EN 823:2013-05 Warmedammestoffe fur das Bauwesen; Bestimmung der Dicke; Deutsche Fassung
EN 823:2013

DIN EN 1602:2013-05 Warmedammstoffe fir das Bauwesen; Bestimmung der Rohdichte; Deutsche
Fassung EN 1602:2013

DIN EN 12667:2001-05 Warmetechnisches Verhalten von Baustoffen und Bauprodukten; Bestimmung des

Warmedurchlasswiderstandes nach dem Verfahren mit dem Plattengerat und dem
Warmestrommessplatten-Geréat; Produkte mit hohem und mittleren Wéarmedurch-
lasswiderstand; Deutsche Fassung EN 12667:2001

1.23.11-742/17
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2.15 Emissionsgrad

Der Emissionsgrad der Auf3enoberflache der auReren Decklage (Verbundfolie aus Alumi-
nium und Polyethylen) der DAmmstoffmatte darf den Wert € = 0,05 nicht uberschreiten.

Die Priifung erfolgt nach der Norm DIN EN 16012’
2.1.6 Zugfestigkeit

Der Mittelwert der Zugfestigkeit der Dammstoffmatte muss bei Prifung nach
DIN EN 12311-18 unter Beriicksichtigung der DIN EN 13859-1°, Annex A bei einer Dehnung
von 26 = 20 % mindestens 600 kPa betragen.

Einzelwerte dirfen bis 20 % unter diesem Wert liegen.
217 Brandverhalten

Die Dammstoffmatten missen unter Beriicksichtigung der Bestimmungen dieser allgemei-
nen bauaufsichtlichen Zulassung die Anforderungen an das Brandverhalten von Baustoffen
der Klasse E nach DIN EN 13501-1" erfiillen.

Die Priifungen sind nach DIN EN ISO 11925-2"" durchzufiihren.

2.1.8 Zusammensetzung
Die beim Deutschen Institut flr Bautechnik hinterlegte Zusammensetzung ist einzuhalten.
Anderungen dirfen nur mit Zustimmung des Deutschen Instituts fiir Bautechnik erfolgen.

2.2 Herstellung, Lieferart und Kennzeichnung

2.2.1 Herstellung, Lieferart

Bei der Herstellung der Dammstoffmatten sind die Bestimmungen des Abschnitts 2.1 einzu-
halten. Die Dammstoffmatten werden im Werk Boulder Developments Ltd, Head Office,
Nottinghamshire, GroR3britannien, hergestellt.

Die Dammstoffmatten werden gerollt, in Klarsichtfoliensacken verpackt, geliefert.
2.2.2 Kennzeichnung

Die Verpackung des Bauprodukts, ggf. auch das Bauprodukt selbst, muss vom Hersteller mit
dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) nach den Ubereinstimmungszeichen-Verord-
nungen der Lander gekennzeichnet werden. Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die
Voraussetzungen nach Abschnitt 2.3 erfullt sind.

Folgende Angaben sind anzubringen:
— Produktname
— Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) mit
— Name des Herstellers oder Name des Vertreibers
— Zulassungsnummer: Z-23.11-2042
— Bildzeichen oder Bezeichnung der Zertifizierungsstelle

DIN EN 16012:2012-04 Warmedammstoffe fur Gebéaude; Reflektierende Warmedamm-Produkte; Bestim-
mung der Nennwerte der warmetechnischen Eigenschaften; Deutsche Fassung
EN 16012:2012

DIN EN 12311-1:1999-11 Abdichtungsbahnen, Teil 1: Bitumenbahnen fur Dachabdichtungen, Bestimmung
des Zug-Dehnungsverhaltens; Deutsche Fassung EN 12311:1999
o DIN EN 13859-1:2014-07 Abdichtungsbahnen — Definitionen und Eigenschaften von Unterdeck- und
Unterspannbahnen - Teil 1: Unterdeck- und Unterspannbahnen fir
Dachdeckungen; Deutsche Fassung EN 13859:2014
10 DIN EN 13501-1:2010-01 Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brandverhalten; Teil 1:

Klassifizierung mit den Ergebnissen aus den Prifungen zum Brandverhalten von
Bauprodukten; Deutsche Fassung EN 13501-1:2007+A1:2009

DIN EN ISO 11925-2:2011-02 Prufungen zum Brandverhalten; Entzindbarkeit von Produkten bei direkter
Flammeneinwirkung; Teil 2: Einzelflammentest (ISO 11925-2:2010); Deutsche
Fassung EN ISO 11925-2:2010
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— Herstellwerk'? und Herstelldatum™

— Lieferdicke, Nennlange, Nennbreite

— Bemessungswert des Warmedurchlasswiderstandes:

— Emissionsgrad: € = 0,05

— Brandverhalten: normalentflammbar, Klasse E nach DIN EN 13501-1

Der Lieferschein muss folgende Angaben enthalten:
"SuperFoil SF19" oder "SuperFoil SF40" oder "SuperFoil SF60" als Warmedammstoff
nach allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Nr. Z-23.11-2042

Ubereinstimmungsnachweis

Allgemeines

Die Bestatigung der Ubereinstimmung des Bauprodukts mit den Bestimmungen dieser allge-
meinen bauaufsichtlichen Zulassung muss fiir jedes Herstellwerk mit einem Ubereinstim-
mungszertifikat auf der Grundlage einer werkseigenen Produktionskontrolle und einer regel-
mafigen Fremduberwachung einschlielRlich einer Erstprifung des Bauprodukts nach Mal3-
gabe der folgenden Bestimmungen erfolgen.

Fur die Erteilung des Ubereinstimmungszertifikats und die Fremdiiberwachung hat der Her-
steller des Bauprodukts eine hierfur anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierfur aner-
kannte Uberwachungsstelle einzuschalten.

Die Erklarung, dass ein Ubereinstimmungszertifikat erteilt ist, hat der Hersteller durch Kenn-
zeichnung des Bauprodukts mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) unter Hinweis
auf den Verwendungszweck abzugeben.

Dem Deutschen Institut far Bautechnik ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des von ihr
erteilten Ubereinstimmungszertifikats zur Kenntnis zu geben.

Werkseigene Produktionskontrolle

In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durchzu-
fuhren. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzunehmende
kontinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicherstellt, dass die
von ihm hergestellten Bauprodukte den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung entsprechen.

Die werkseigene Produktionskontrolle soll mindestens die in Tabelle 2 aufgeflihrten Mal3-
nahmen einschliel3en.

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und auszu-
werten. Die Aufzeichnungen missen mindestens folgende Angaben enthalten:

— Bezeichnung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials und der Bestandteile
— Art der Kontrolle oder Prifung

— Datum der Herstellung und der Prifung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials
oder der Bestandteile

— Ergebnis der Kontrollen und Prufungen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den Anfor-
derungen

— Unterschrift des fiir die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen

Die Aufzeichnungen sind mindestens funf Jahre aufzubewahren und der fir die Fremduber-
wachung eingeschalteten Uberwachungsstelle vorzulegen. Sie sind dem Deutschen Institut
fur Bautechnik und der zustandigen obersten Bauaufsichtsbehorde auf Verlangen vorzu-
legen.

Kann auch verschlusselt angegeben werden

1.23.11-742/17
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Bei ungenigendem Prifergebnis sind vom Hersteller unverziglich die erforderlichen Mafl3-
nahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Bauprodukte, die den Anforderungen nicht
entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit Ubereinstimmenden ausge-
schlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch mdglich und zum
Nachweis der Mangelbeseitigung erforderlich - die betreffende Prifung unverziglich zu
wiederholen.

Fremduberwachung

In jedem Herstellwerk ist die werkseigene Produktionskontrolle durch eine Fremdiber-
wachung regelmafgig zu tberprifen, mindestens jedoch zweimal jahrlich.

Im Rahmen der Fremdiberwachung ist eine Erstprifung des Bauprodukts durchzufuhren,
sind Proben nach dem in Tabelle 2 festgelegten Prifplan zu entnehmen und zu prufen, und
es kbnnen auch Proben fir Stichprobenprifungen entnommen werden. Die Probenahme
und Prufungen obliegen jeweils der anerkannten Uberwachungsstelle.

Es sind mindestens die Prifungen entsprechend Tabelle 2 sowie die Kontrolle der Kenn-
zeichnung (Abschnitt 2.2.2) durchzufiihren.

Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremduberwachung sind mindestens funf Jahre aufzu-
bewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle oder der Uberwachungsstelle dem Deut-
schen Institut fir Bautechnik und auf Verlangen der zustandigen obersten Bauaufsichtsbe-
horde vorzulegen.

Tabelle 2:  Art und Umfang der Priifungen im Rahmen des Ubereinstimmungsnachweises

Eigenschaft Prufung Mindesthaufigkeit

nach nach Werkseigene

Abschnitt Abschnitt | Produktionskontrolle | Fremduberwachung
Ausgangsstoffe

nach 2.1.1 - laufende Kontrolle 2 x jahrlich
MaRe

nach 2.1.2 2.1.2 taglich 2 x jahrlich
Flachengewicht

nach 2.1.3 2.1.3 taglich 2 x jahrlich
Warmedurchlasswiderstand

nach 2.1.4 214 - 2 x jahrlich
Emissionsgrad

nach 2.1.5 215 - 2 x jahrlich
Zugfestigkeit

nach 2.1.6 2.1.6 - 2 x jahrlich
Brandverhalten

nach 2.1.7 2.1.8 wochentlich 1 x jahrlich

Wahrend der Geltungsdauer der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung sind im Rahmen
des Ubereinstimmungsnachweises von der Uberwachungsstelle mindestens 3 ausgefiihrte
Objekte zu besichtigen. Die Dammstoffmatte muss mindestens 2 Jahre eingebaut gewesen
sein. Es ist hierbei der Zustand der Dammstoffmatte zu beurteilen. AuRerdem sind der
Warmedurchlasswiderstand und das Brandverhalten an zu enthehmenden Proben nachzu-
weisen. Der Antragsteller hat der Uberwachungsstelle die Objekte zu benennen.

1.23.11-742/17
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3 Bestimmungen fur Entwurf und Bemessung

3.1 Bemessungswert des Wéarmedurchlasswiderstandes
Beim rechnerischen Nachweis des Warmedurchlasswiderstandes der Bauteile sind fir die
Dammstoffmatten folgende Bemessungswerte des Warmedurchlasswiderstandes in Ansatz
zu bringen:
SuperFoil SF19: R = 1,23 (m2 -K)/W
SuperFoil SF40: R = 2,49 (m2 -K)/W
SuperFoil SF60: R = 3,29 (m2 -K)/W
Der Bemessungswert des Warmedurchlasswiderstandes gilt nicht in Bereichen, wo die
Dammestoffmatte zusammengedriickt wird (z. B. im Bereich von Befestigungsstellen). Hier ist
durch zusatzliche Malinahmen der erforderliche Warmeschutz sicherzustellen.

3.2 Emissionsgrad
Bei der Berechnung des Warmedurchlasswiderstandes von unbellfteten Luftraumen mit
einer Lange und Breite von mehr als dem 10fachen der Dicke nach DIN EN ISO 6946%,
Anhang B, ist fur die AuRenoberflache der aul3eren Decklage der Dammstoffmatte der Emis-
sionsgrad € = 0,05 in Ansatz zu bringen.
Dabei ist
(1) ha nach DIN EN ISO 6946, Tabelle B.2, mit AT = 10 K zu bestimmen
(2) hy, = 5,7 W/(m2 -K) nach DIN EN ISO 6946, Tabelle A.1
Es dirfen nur luftdichte Konstruktionsaufbauten bericksichtigt werden, bei denen die
Dammstoffmatte vor Verschmutzung und Witterung geschitzt auf der Innenseite der Kon-
struktion eingebaut wird.

3.3 Wasserdampfdurchlassigkeit
Die diffusionsaquivalente Luftschichtdicke der Dammstoffmatte betragt sq = 1500 m.
Die Beurteilung der Tauwasserbildung infolge Dampfdiffusion nach DIN 4108-3" ist insbe-
sondere fir Bauteile zu fiihren, bei denen die Dammstoffmatte auf der kalten Seite oder auf
der AuRenseite vorhandener Dammstoffe als Zusatzdammung angebracht werden soll.

3.4 Brandverhalten
Die Dammstoffmatten sind bei Verwendung auf und in Bauteilen aus Holz oder Holzwerk-
stoffen sowie aus nichtbrennbaren Baustoffen normalentflammbare Baustoffe (Klasse E
nach DIN EN 13501-1'°).

4 Bestimmungen flar die Ausfihrung
Die Dammstoffmatte darf nur in Konstruktionen eingebaut werden, in denen sie vor Nieder-
schlag, Durchfeuchtung und Bewitterung geschiitzt ist.
Die Dammstoffmatte ist wahrend des Einbaus vor Feuchtigkeit und Staub zu schitzen.
Bei der Verarbeitung auf der Baustelle durch Zuschnitt entstehende Schnittkanten der
Dammstoffmatten sind stets mit dem Aluminium-Klebeband "Superfoil Superior Tape" abzu-
kleben.

Frank Ifflander Beglaubigt

Referatsleiter
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DIN EN ISO 6946:2008-04 Bauteile; Warmedurchlasswiderstand und Warmedurchgangskoeffizient; Berech-
nungsverfahren (ISO 6946:2007); Deutsche Fassung EN ISO 6946:2007

DIN 4108-3:2001-07 Warmeschutz und Energie-Einsparung in Gebauden; Teil 3: Klimabedingter Feuch-
teschutz, Anforderungen, Berechnungsverfahren und Hinweise fur Planung und
Ausfihrung
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