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Die Europaische Technische Bewertung wird von der Technischen Bewertungsstelle in ihrer
Amtssprache ausgestellt. Ubersetzungen dieser Européischen Technischen Bewertung in andere
Sprachen mussen dem Original vollstandig entsprechen und missen als solche gekennzeichnet sein.

Diese Europaische Technische Bewertung darf, auch bei elektronischer Ubermittlung, nur vollstandig und
ungekirzt wiedergegeben werden. Nur mit schrifticher Zustimmung der ausstellenden Technischen
Bewertungsstelle kann eine teilweise Wiedergabe erfolgen. Jede teilweise Wiedergabe ist als solche zu
kennzeichnen.

Die ausstellende Technische Bewertungsstelle kann diese Europédische Technische Bewertung
widerrufen, insbesondere nach Unterrichtung durch die Kommission gemafR Artikel 25 Absatz 3 der
Verordnung (EU) Nr. 305/2011.
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Besonderer Teil
1 Technische Beschreibung des Produkts

Die Betongskrue Op. 1 ist ein Dibel aus galvanisch verzinktem oder nichtrostendem Stahl in
den GroflRen SK 8, SK 10 und SK 12. Der Dibel wird in ein vorgebohrtes zylindrisches Bohrloch
geschraubt. Das Spezialgewinde schneidet wahrend des Setzvorgangs ein Innengewinde in
den Verankerungsgrund. Die Verankerung erfolgt durch Formschluss des Spezialgewindes.

Die Produktbeschreibung ist in Anhang A angegeben.

2 Spezifizierung des Verwendungszwecks gemaR dem anwendbaren Europaischen
Bewertungsdokument

Von den Leistungen in Abschnitt 3 kann nur ausgegangen werden, wenn die Betonschraube
entsprechend den Angaben und Bedingungen nach Anhang B verwendet wird.

Die Priif- und Bewertungsmethoden, die dieser Européisch Technischen Bewertung zu Grunde
liegen, fuhren zur Annahme einer Nutzungsdauer der Betonschraube von mindestens 50
Jahren. Die Angabe der Nutzungsdauer kann nicht als Garantie des Herstellers verstanden
werden, sondern ist lediglich ein Hilfsmittel zur Auswahl des richtigen Produkts in Bezug auf die
angenommene wirtschaftlich angemessene Nutzungsdauer des Bauwerks.

3 Leistung des Produkts und Angabe der Methoden ihrer Bewertung

3.1 Mechanische Festigkeit und Standsicherheit (BWR 1)
Wesentliches Merkmal Leistung
Charakteristischer Widerstand unter Siehe Anhang C 1 und C 2
Zugbeanspruchung
(statische und quasi-statische Einwirkungen)
Charakteristischer Widerstand unter Siehe Anhang C 4
Querbeanspruchung

(statische und quasi-statische Einwirkungen)

Verschiebungen Siehe Anhang C3und C5
(statische und quasi-statische Einwirkungen)

Charakteristischer Widerstand und Verschiebungen | Leistung nicht bewertet
fur seismische Leitungskategorien C1 und C2

3.2 Brandschutz (BWR 2)
Wesentliches Merkmal Leistung
Brandverhalten Klasse Al
Feuerwiderstand Siehe Anhang C 6 und C 7
4 Angewandtes System zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestandigkeit mit

der Angabe der Rechtsgrundlage

Gemal den Europaischen Bewertungsdokumenten EAD Nr. 330232-00-0601 gilt folgende
Rechtsgrundlage: [96/582/EG].

Folgendes System ist anzuwenden: 1

736857.18 8.06.01-169/18
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Fur die Durchfiihrung des Systems zur Bewertung und Uberpriifung der
Leistungsbestandigkeit erforderliche technische Einzelheiten gemaR anwendbarem
Européischen Bewertungsdokument

Technische Einzelheiten, die fir die Durchfihrung des Systems zur Bewertung und
Uberprifung der Leistungsbesténdigkeit notwendig sind, sind Bestandteil des Kontrollplans, der
beim Deutschen Institut fur Bautechnik hinterlegt ist.

Ausgestellt in Berlin am 16. Juni 2018 vom Deutschen Institut fiir Bautechnik.

BD Dipl.-Ing. Andreas Kummerow Beglaubigt
Abteilungsleiter
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Produkt im Einbauzustand
m Stahl 10B21

|

ﬂ Nichtrostender Stahl A4 Legierung

h tfix
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Nichtrostender Stahl A4

Sechskantkopf: SK-H, SK-HF

10B21 (SK8, SK10, SK12)
A4 (SK8, SK10, SK12)

Senkkopf: SK-CS
10B21 (SK8, SK10)
A4 (SK8, SK10)

Flachkopf: SK-PH
10B21 (SK8, SK10)
A4 (SK8, SK10)

AuBengewinde: SK-HB
A4 (SK10-M12)

Betongskrue Op. 1

Produktbeschreibung
Einbauzustand

Anhang A1
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Tabelle A1: Materialien und Schraubenausfiihrungen
Name Material
Schraubanker
Kopfmarkierung | Material
SK Stahl 10B21 entsprechend SAE-J403
Zinkbeschichtung: galvanisch verzinkt (> 5 um)
oder mechanisch verzinkt (> 30 um) (nur Ausflihrung —=H und —=HF)
SK A4 Nichtrostender Stahl 1.4401, 1.4404 (beide A4)
SK 8 SK 10 SK 12
H -H
SchraubengroBe / Kopftypen HF H | -cs |-HE -H cs H
CS | -HF | -PH |-CS :; -PH -HF
-PH -PH
Material 10B21 A4 10821 A4 10B21| A4
Charakteristische 2
Streckgrenze des Stahles f [N/mm?| 780 | 640 | 432 | 750 | 640 | 432 | 750 | 640
Charakteristische 2
Zugfestigkeit des Stahles fu |N/mm?| 870 | 800 | 540 | 850 | 800 | 540 | 850 | 800
Bruchdehnung As (%] <8
Sechskantkopf

1) SK-H GréBe 8,10,12 (10B21 Stahl)
2) SK-H A4 GréBe 8,10,12 (nichtrostend A4)

=g 0 ©

Sechskantkopf
3) SK-HF GroBe 8,10,12  (10B21 Stahl)
4) SK-HF A4 GroBe 8,10,12 (nichtrostend A4)

Senkkopf
5) SK-CS GroBe 8,10
6) SK-CS A4 GroBe 8,10

(10B21 Stahl)
(nichtrostend A4)

Flachkopf
7) SK-PH GréBe 8,10
8) SK-PH A4 GroBe 8,10

(10B21 Stahl)
(nichtrostend A4)

AuBengewinde
9) SK-HB A4 GroBe 10 mit M12 Innengewinde
(nichtrostend A4)

Betongskrue Op. 1

Produktbeschreibung

Materialien und Schraubenausfiihrungen

Anhang A2
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Tabelle A2: Abmessungen und Bezeichnungen

DiubelgroBe SK 8 SK 10 SK 12
H, HF, H, HF,
|Kopfform PH CS PH, HB CS H, HF
IMaterial 10B21| A4 |10B21| A4 |10B21| A4 (10B21| A4 | 10B21 A4
Einschraubtiefe Npom | [MM]| 65 85 65 85 75 100 75 100 95 120
Schraubenla minL |{[mm]| 70 90 75 95 80 105 85 110 100 125
chraubeniange  I'max L [[mm] 150 150 150
AuBendurchmesser | D |[mm] 9,9 12,5 14,3
Kerndurchmesser d |[mm] 7,4 9,4 11,3
Gewindesteigung p |[mm] 5,8 7,7 8,1
Stahl
10B21 @
Sperrverzahnung
Kopfmarkierung:
Zeichen des Herstellers: SK
Nominelle GréBe: z.B. 12 mm
Lange L: z.B. 120 mm
Nichtrostender @ ﬁ |
Stahl A4 |
Sperrverzahnung
Kopfmarkierung:
Zeichen des Herstellers: SK
Nominelle GréBe: z.B. 12 mm
Lange L: z.B. 120 mm
Material: A4
Betongskrue Op. 1
Produktbeschreibung Anhang A3
Abmessungen und Markierungen
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Spezifizierung des Verwendungszwecks

Beanspruchung der Verankerung:
+ statische und quasi-statische Beanspruchung: alle GréBen.
+  Brandbeanspruchung: alle GréBen

Verankerungsgrund:

+ bewehrter und unbewehrter Normalbeton entsprechend EN 206-1:2000,
Festigkeitsklasse C20/25 bis C50/60 entsprechend EN 206-1:2000,

+ gerissener oder ungerissener Beton: alle GréBen.

Anwendungsbedingungen (Umweltbedingungen)
- Bauteile unter den Bedingungen trockener Innenraume.
(verzinkter Stahl oder nichtrostender Stahl)

+ Bauteile im Freien (einschlieBlich Industrieatmosphéare und Meeresnahe) oder in Feuchtraumen,
wenn keine besonders aggressiven Bedingungen vorliegen.
(nichtrostendem Stahl)

Anmerkung: Aggressive Bedingungen sind z.B. standiges, abwechselndes Eintauchen in Seewasser oder
der Bereiche der Spritzzone von Seewasser, chlorhaltige Atmosphare in Schwimmbadehallen oder
Atmosphare mit extremer chemischer Verschmutzung (z.B. bei Rauchgas-Entschwefelungsanlagen oder
StraBentunneln, in denen Enteisungsmittel verwendet werden).

Bemessung:

Die Bemessung der Verankerung erfolgt unter der Verantwortung eines auf dem Gebiet der
Verankerungen und Betonbaus erfahrenen Ingenieurs.

Unter Bertcksichtigung der zu verankernden Lasten sind priafbare Berechnungen und
Konstruktionszeichnungen anzufertigen. Auf den Konstruktionszeichnungen ist die Lage des
Dubels (z.B. Lage des Dubels zur Bewehrung oder zu den Auflagern, usw.) anzugeben.

Die Bemessung der Verankerungen erfolgt nach FprEN 1992-4:2016 in Verbindung mit TR 055,
Ausgabe Dezember 2016

Einbau:
ausschlieBlich hammergebohrte Bohrlécher: alle Gr6Be und alle Verankerungstiefen.

Einbau der Verankerung durch entsprechend geschultes Personal und unter Aufsicht des
Bauleiters.

Bei Fehlbohrungen: Anordnung eines neuen Bohrlochs in einem Abstand, der mindestens der
doppelten Tiefe der Fehlbohrung entspricht, oder in einem geringeren Abstand, wenn die
Fehlbohrung mit hochfestem Mértel verfiillt wird und wenn sie bei Quer- oder Schragzuglast nicht
in Richtung der aufgebrachten Last liegt.

Nach der Montage darf ein leichtes Weiterdrehen der Schraube nicht méglich sein.

* Der Schraubenkopf muss am Anbauteil anliegen und darf nicht beschadigt sein.

Betongskrue Op. 1

Verwendungszweck Anhang B1
Spezifikation
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Tabelle B1: Montageparameter (Stahl 10B21)

DiibelgrofBe SK 8 SK 10 SK 12
H H H
Kopfform HF CS PH HF CS | PH HF
Material Stahl 10B21
Bohrernenndurchmesser do [mm] 8 10 12
Einschraubtiefe Nnom [mm] 65 75 95
Bohrlochtiefe hy 2 [mm] 75 85 105
Effektive Verankerungstiefe Nef [mm] 50,6 58,1 75,4
Durchgangsloch im Anbauteil |d [mm] 11 13 15
Dicke des Anbauteils trix [mm]| 5-85 | 10-85 | 5-85 | 5-75 [10-75( 5-75 5-55
Montagedrehmoment Tinst [Nm]| 40 K Moo | Y ) 80
Schllsselweite (Typ: H, HF, HI) WS [mm]| 13 - 17 - 19
Torx GroBe  (Typ: CS,PH) [TX - 45 50
Max. Drehmoment
! <
Schlagschrauber Thax € |[Nm]| 185 | 120 | 120 | 350 | 120 | 120 350
1) Fir die Montage der Schrauben mit der Kopfausfihrung CS und PH missen Schlagschrauber verwendet werden.
Tabelle B2: Montageparameter (Nichtrostender Stahl A4)
DiibelgréBe SK8 SK 10 SK 12
H H H
Kopfform HF CS | PH HE HB | CS | PH HE
Material Nichtrostender Stahl A4
Bohrernenndurchmesser do [mm] 8 10 12
Einschraubtiefe hoom  |[MmM] 85 100 120
Bohrlochtiefe hy2 |[mm] 95 110 130
Effektive Verankerungstiefe e [mm] 51,9 58,7 75,6
Durchgangsloch im Anbauteil  |d [mm] 11 13 15
Dicke des Anbauteils thix [mm] | 565 | 10-65 | 565 | 550 | 5-50 | 10-50 | 5-50 | 5-30
Montagedrehmoment Tist  |[INm] | -" " R U O N
Schllisselweite (Typ: H, HF, HB) (WS |[mm] | 13 - - 17 | 19 - - 19
Torx GroBe  (Typ: CS, PH) TX 45 50
Max. Drehmoment,
Schlagschrauber Thax < |[Nm] | 120 | 120 | 120 | 185 (185 | 185|185 | 185
1) Fir die Montage der Schrauben mit der Kopfausfiihrung CS und PH missen Schlagschrauber verwendet werden.
Betongskrue Op. 1
Verwendungszweck Anhang B2
Montageparameter
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Tabelle B3: Mindestbauteildicke und minimale Rand- und Achsabstande

Mindestbauteildicke und minimale Rand- und Achsabsténde

DiibelgrofBe SK 8 SK 10 SK 12
Kopfform H, HF, CS, PH H, HF, CS, PH, HB H,HF
Werkstoff 10B21 A4 10B21 A4 10B21 A4
Mindestbauteildicke Rmin [mm] 110 125 130 140 160 170
Minimaler Randabstand Crin [mm] 50 50 60 60 70 70
Minimaler Achsabstand Smin [mm] 50 50 60 60 70 70
Betongskrue Op. 1
Verwendungszweck Anhang B3
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Montageanleitung

_ N

Erstellung des Bohrloches mit der Bohrlochtiefe h;.

Bohrlochreinigung.

Eindrehen der Schraube mittels Drehmomentenschlissel
oder Schlagschrauber.

Bei Verwendung eines Drehmomentenschliissel: T, nach
Tabelle B1 und B2 aufbringen.

Bei Verwendung eines Schlagschraubers: T,.x nach Tabelle
B1 und B2 aufbringen.

WS = Schllsselweite

Kontrolle der Verankerung, vollstandiges Anliegen des
Schraubenkopfes erforderlich.

Betongskrue Op. 1

Verwendungszweck
Montageanleitung

Anhang B4
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Tabelle C1:

(Stahl 10B21)

Charakteristische Werte unter Zugbeanspruchung

Leistungen

Charakteristische Werte unter Zugbeanspruchung

Diibelgrofie SK 8 SK 10 SK 12
H H H
Kopfform HE | €S | PH HF Ccs PH HF
Material Stahl 10B21
Stahlversagen
Charakteristische Tragfahigkeit Nek.s [kN] 35,9 57,0 83,0
Teilsicherheitsbeiwert v [-] 1,4 1,4 1,4
Herausziehen
Charakteristische Tragfahigkeit
im gerissenen Beton C20/25 Neip [kN] 4,5 10,0 12,0
Charakteristische Tragfahigkeit
im ungerissenen Beton C20/25 Neicp [kN] 90 | 90 | 65 | 160 | 16,0 | 11,0 25,0
Erhéhungsfaktoren flr Ny, im C30/37 1,22
gerissenen oder ungerissenen e C40/50 1,41
Beton C50/60 1,58
Montagebeiwert Yinst [] 1,4 1,0 1,2
Betonausbruch
Effektive Verankerungstiefe Net [mm] 50,6 58,1 75,4
Charakteristischer Randabstand | cun [mm] 1,5hg;
Charakteristischer Achsabstand | sgn [mm] 3hig
Faktor fur gerissenen Beton Kgr [-] 7,7"
Faktor flir ungerissenen Beton Kuor [- 11,0"
Spaltversagen
Charakteristischer Randabstand ° [mm] 1.5h
 gegen Spalten or.sp e
Charakteristischer Achsabstand
| gegen Spalten Ser.sp (mm] 3ot
1) Basierend auf der an Betonzylindern gemessenen Betondruckfestigkei.
2) Sofern andere nationale Regelungen fehlen.
Betongskrue Op. 1
Anhang C1
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Tabelle C2::

Charakteristische Werte unter Zugbeanspruchung
(Nichtrostender Stahl A4)

Dﬁbelgréﬁe SK 8 SK 10 SK 12
H H H

Kopfform HE | €S | PH | yp | HB | CS | PH HE

Material Nichtrostender Stahl A4
Stahlversagen

Charakteristische Tragfahigkeit | Ng s [kN] [33,0]223 223 |53,7|53,7(36,2(36,2] 78,1

Teilsicherheitsbeiwert T [-] 1,5 1,5 1,5
Herausziehen

Charakteristische Tragfahigkeit
| im gerissenen Beton C20/25

Charakteristische Tragfahigkeit N
im ungerissenen Beton C20/25 Rkp

Neiep kN] | 45 | 45 | 40 |70|70|70]|70]| 120

[KN] 9,0 | 55 | 40 |16,0|16,0| 10 | 7,0 25,0

Erhéhungsfaktoren flr Ngyp im C30/37 1,22
gerissenen oder ungerissenen Ve C40/50 1,41
Beton C50/60 1,58
Montagebeiwert Yinst [-] 1,4 I 1,0 | 1,2
Betonausbruch
Effektive Verankerungstiefe het [mm] 51,9 l 58,7 | 756
Charakteristischer Randabstand |c.u [mm] 1,5hy
Charakteristischer Achsabstand | s¢ [mm] 3Nt
Faktor fiir gerissenen Beton Ker [-] 7,7"
Faktor flir ungerissenen Beton Kyer [-] 11,0"
Spaltversagen
Charakteristischer Randabstand
_gggen Spalten ccr‘sp [mm] 1 15hei
Charakteristischer Achsabstand
gegen Spalten Sor.sp [mm] Bher

1) Basierend auf der an Betonzylindern gemessenen Betondruckfestigkeit.
2) Sofern andere nationale Regelungen fehlen.

Betongskrue Op. 1

Anh 2
Leistungen nhang C

Charakteristische Werte unter Zugbeanspruchung
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Tabelle C3: Verschiebung bei Zugbeanspruchung flir ungerissenen und gerissenen

Beton
DiibelgroBe | Material | Kopfform Beton Zugl;\!ast Verschiebung
6Nl:) BNM
[] [] [] [] [kN] [mm] [mm]
H/HF
SK 8 CS 1,5 0,1 0,8
PH
Stahl H/HF gerissen
SK 10 10B21 CS G20/25 4,8 0,2 1,0
PH
SK 12 H/HF 4,8 0,3 1,2
H/HF 1,5
SK8 CS 1,5 0,1 0,8
- PH 1,4
Nichtrost. . :
Stahl H/HF/HB gerissen
SK 10 Ad CS C20/25 3,3 0,2 1,0
PH
SK 12 H/HF 4,8 0,3 1,2
H/HF 3 1
SK8 CS ' 0,1 0,8
PH 2,2
Stahl H/HF ungerissen
SK 10 10B21 CS C20/25 7,6 0,1 1,0
PH 5,2
SK 12 H/HF 9,9 0,3 1,2
H/HF 3,1
SK 8 CS 1,8 0,1 0,8
: PH 1,4
Nichtrost. ’ )
'Stam H/HF/HB | ungerissen 7.6
SK 10 Ad CS C20/25 4,8 0,1 1,0
PH 3,3
SK 12 H/HF 9,9 0,3 1,2
Betongskrue Op. 1
Anhang C3

Leistung

Verschiebungen unter Zugbeanspruchung
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Tabelle C4:
Charakteristische Werte unter Querbeanspruchung
IDﬁbelgréﬂe SK 8 SK 10 SK 12

H H H

HF H CS HF CS H H
[(opfform cs | HF | PH | cs | 5| PH | HF | HF

PH PH
|Material 10B21 A4 10B21 A4 10B21| A4
Einschraubtiefe Noom [mm] 65 85 75 100 95 120
Effektive Verankerungstiefe |he [mm] | 50,6 51,9 58,1 58,7 75,4 75,6

Stahlversagen ohne Hebelarm
Charakteristische 0
Tragfahigket VRes [kN] | 16,9 | 165 | 11,2 | 26,8 | 26,8 | 18,1 | 39,0 | 39,0
Duktilitatsfaktor k- [-] 0,8
Teilsicherheitsbeiwert Yits [-] 15 | 1,25 | 15 | 1,25 | 15 | 1,25
Stahlversagen mit Hebelarm
Char. Tragfahigkeit MCaic s INm] | 39,1 | 3859 | 242 | 79,0 | 744 | 50,2 | 138,8 | 130.,6
Teilsicherheitsbeiwert Vts [-] 15 1,25 15 1,25 15 | 1,25
Betonausbruch auf der lastabgewandten Seite
|k-Faktor ks [-] 1,0 | 2,0
Widerstandsbeiwert Yiic -] 1,5
Betonkantenbruch

Effektive Diibellange ? mm] | 506 | 519 58,1 58,7 754 | 756
AuBendurchmesser der
Schraube Anom [mm] 7,25 9,24 11,15
Teilsicherheitsbeiwert s [-] 15

1) Sofern andere nationale Regelungen fehlen.

Betongskrue Op. 1

Leistung Anhang C4

Charakteristische Werte unter Querbeanspruchung
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Tabelle C5: Verschiebung bei Querbeanspruchung im ungerissenen und gerissenen

Leistung
Verschiebung unter Querbeanspruchung

Beton
. Verschiebung
Dubel- Material Kopfform Beton Querlast
groBe v , -
. : H 8 (kN mm) | ]
H/HF
SK 8 CS '8
PH Gerissen
Stahl H/HF und il .
SK 10 10B21 CS ungerissen 12,8 ; ,
PH C20/25
SK 12 H/HF 18,6
H/HF o4
SK 8 cS | v
Nichtrostender PH Ge&';ijen ;
Stahl H/HF/HB . 153 " .
SK 10 Ad CS ungerissen
PH C20/25 10,3
SK 12 H/HF 225
Betongskrue Op. 1
Anhang C5
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Tabelle C6: Charakteristische Werte unter Zugbeanspruchung bei
Brandbeanspruchung
[DiibelgroBe SK 8 SK 10 SK 12
H
| H nE | H
|Kopfform HF | PH HB H/HF
CS CS HF
PH | ©S PH | <8
PH
|Material 10B21 A4 10B21 A4 10B21 | A4
Stahlversagen
R30  |Npgs.i [kN] 0,41 0,8 1,0 1,7 2,0 29
Charakteristische R0 |Npysyi [kN] 0,37 0,7 0.9 1.3 1,5 2,4
Tragfahigkeit RO [Npesri | [KN] 0,29 05 0,7 1,0 1,3 2,0
R120 |Npye [kN] 0,21 0,4 0,5 0,9 1,0 1,6
Herausziehen
R30
Charakteristische R60  |Npypsi [kN] 1,1 11110 25 1,8 3,0 3,0
Tragfahigkeit in Beton R90
= C20/25
R120 |Npgypi [kN] 09 (09|08 20 1,4 2,4 2.4
Betonausbruch
R30
Charakteristische R60 [N°reccs | [KN] 3,1 3,3 4.4 45 8,5 8,6
Tragfahigkeit in Beton
2 C20/25 R90
R120 [N’ | [KN] 2,5 2,7 3,5 3,6 6,8 6,8
Effektive Verankerungstiefe e [mm] 50,6 51,9 58,1 58,7 75,4 75,6
|Mindestbauteildicke Amin [mm] 110 125 130 140 160 170
Ser,Nfi [mm] 4hg
Achsabstand
Smin [mm] 50 60 70
Randabstand CorNfi [mm] 2hes
Brgndbeanspruchung nur von einer .. [mm] 50 60 70
Seite
B.randbe.anspruchung von mehr als > 300 mm
einer Seite
1) Sofern andere nationale Regelungen fehlen.
Betongskrue Op. 1
. Anhang C6
Leistung 9
Charakteristische Werte unter Brandbeanspruchung (Zug)
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Tabelle C7: Charakteristische Werte unter Querbeanspruchung bei

Brandbeanspruchung
DiibelgroBe SK 8 SK 10 SK 12
|Kopfform alle alle alle alle alle alle
|Material 10B21 Ad 10B21 Ad 10B21 A4
Stahlversagen ohne Hebelarm

R30  |Vewsi [kN] 0,41 0,8 1,0 1,7 2,0 2,9
Charakteristische R60 VRksi [kN] 0,37 0.7 0.9 1.3 1.5 24
Tragfahigkeit R0 |Viues [kN] | 0,29 05 0,7 1,0 1,3 2,0

R120  |Vpeesi [kN] 0,21 0,4 0,5 0,9 1,0 1,6

Stahlversagen mit Hebelarm

R30  [M’mcps | INm] | 0,45 0,9 1,4 23 3,4 4,9
Charakteristische R60 M rips | [Nm] 0,40 0.7 12 1.9 2,5 4,0
Tragfahigkeit R0 [M°mps | [Nm] | 0,31 05 0,9 1,5 2,1 3,3

R120  |M%yp | [Nm] | 0,22 | 045 0,7 1,3 1,6 2,6

Betonausbruch auf der lastabgewandten Seite

Iks -] 1 1 2

R30
Charakteristische R60  [Vakes | [KN] 3,1 33 4,4 4,5 17,0 17,1
Tragfahigkeit R90

R120  |Vgkep.i [kN] 2,5 2,7 3,5 3,6 13,6 13,7

Betonkantenbruch

Charakteristische <RI0 | Ve (kN] VR = 0.25 * Voreo”
Tragfahigket R120 |[Vakes | [KN] Voaen=0.20* Vi e?

1) Sofern andere nationale Regelungen fehlen.

2) VORM - charakteristische Tragfahigkeit fir Betonkantenbruch im gerissenen Beton C20/C25 unter normalen Temperaturbedingungen
ermittelt nach EN 1992-4.

Betongskrue Op. 1

Leistung

Charakteristische Werte unter Brandbeanspruchung (Querzug)

Anhang C7
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