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Die Europaische Technische Bewertung wird von der Technischen Bewertungsstelle in ihrer
Amtssprache ausgestellt. Ubersetzungen dieser Européischen Technischen Bewertung in andere
Sprachen mussen dem Original vollstandig entsprechen und missen als solche gekennzeichnet sein.

Diese Europaische Technische Bewertung darf, auch bei elektronischer Ubermittlung, nur vollstandig und
ungekirzt wiedergegeben werden. Nur mit schrifticher Zustimmung der ausstellenden Technischen
Bewertungsstelle kann eine teilweise Wiedergabe erfolgen. Jede teilweise Wiedergabe ist als solche zu
kennzeichnen.

Die ausstellende Technische Bewertungsstelle kann diese Europédische Technische Bewertung
widerrufen, insbesondere nach Unterrichtung durch die Kommission gemafR Artikel 25 Absatz 3 der
Verordnung (EU) Nr. 305/2011.
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Besonderer Teil

1

3.1

722609.18

Technische Beschreibung des Produkts

Der Bolzenanker VEX und VEX-AM ist ein Dibel aus galvanisch verzinktem Stahl oder aus
nichtrostendem Stahl oder aus hochkorrosionsbestandigem Stahl, der in ein Bohrloch gesetzt
und durch kraftkontrollierte Verspreizung verankert wird. Er umfasst die folgenden Dibeltypen:

Dubeltyp VEX mit AuRengewinde, Unterlegscheibe und Sechskantmutter, Gro3en M8 bis
M27,

Dubeltyp VEX-AM S mit Innengewinde, Sechskantschraube und Unterlegscheibe S-IG,
GroéRen M6 bis M12,

Dubeltyp VEX-AM SK mit Innengewinde, Senkschraube und Senkscheibe SK-IG, Grol3en
M6 bis M12,

Dubeltyp VEX-AM B mit Innengewinde, Sechskantmutter und Unterlegscheibe MU-G,
Grolien M6 bis M12.

Die Produktbeschreibung ist in Anhang A angegeben.

Spezifizierung des Verwendungszwecks gemal anwendbarem  Europaischen
Bewertungsdokument

Von den Leistungen in Abschnitt 3 kann nur ausgegangen werden, wenn der Dubel
entsprechend den Angaben und unter den Randbedingungen nach Anhang B verwendet wird.

Die Prif- und Bewertungsmethoden, die dieser Europdischen Technischen Bewertung zu
Grunde liegen, fuhren zur Annahme einer Nutzungsdauer des Dibels von mindestens
50 Jahren. Die Angabe der Nutzungsdauer kann nicht als Garantie des Herstellers verstanden
werden, sondern ist lediglich ein Hilfsmittel zur Auswahl des richtigen Produkts in Bezug auf die
angenommene wirtschaftlich angemessene Nutzungsdauer des Bauwerks.

Leistung des Produkts und Angaben der Methoden ihrer Bewertung

Mechanische Festigkeit und Standsicherheit (BWR 1)

Wesentliches Merkmal Leistung

Charakteristischer Widerstand fur statische und Siehe Anhang C 1 bisC 5
guasi-statische Einwirkungen fir den VEX

Charakteristischer Widerstand fur die seismischen Siehe Anhang C 6
Leistungskategorien C1 und C2 fir den VEX

Charakteristischer Widerstand fur statische und Siehe Anhang C 11 bis C 13

quasi-statische Einwirkungen fir den VEX-AM

Verschiebungen unter Zug- und Querbeanspruchung | Siehe Anhang C 9 bis C 10
fur den VEX

Verschiebungen unter Zug- und Querbeanspruchung | Siehe Anhang C 15

fir den VEX-AM

8.06.01-74/18
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3.2 Brandschutz (BWR 2)
Wesentliches Merkmal Leistung
Brandverhalten Der Dubel erflllt die Anforderungen
der Klasse Al
Feuerwiderstand fir den VEX Siehe Anhang C 7 bisC 8
Feuerwiderstand fir den VEX-AM Siehe Anhang C 14
4 Angewandtes System zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestandigkeit mit

der Angabe der Rechtsgrundlage

Gemald den Europaischen Bewertungsdokumenten EAD Nr. 330232-00-0601 gilt folgende
Rechtsgrundlage: [96/582/EG].

Folgendes System ist anzuwenden: 1

5 Fur die Durchfiihrung des Systems zur Bewertung und Uberpriifung der
Leistungsbestéandigkeit erforderliche technische Einzelheiten gemall anwendbarem
Européischen Bewertungsdokument

Technische Einzelheiten, die fur die Durchfihrung des Systems zur Bewertung und
Uberpriufung der Leistungsbestéandigkeit notwendig sind, sind Bestandteil des Kontrollplans, der
beim Deutschen Institut fur Bautechnik hinterlegt ist.

Ausgestellt in Berlin am 13. April 2018 vom Deutschen Institut fir Bautechnik

BD Dipl.-Ing. Andreas Kummerow Beglaubigt:
Abteilungsleiter

722609.18 8.06.01-74/18
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Bolzenanker VEX

Konusbolzen Spreizhilse Unterlegscheibe Sechskantmutter
i Q M8 bis M20
—
- —
i \ 4] M8 bis M20
| -,
Q M24 bis M27
= (M27 nur verzinkt)
Bolzenanker VEX-AM M6 bis M12
Dubelsystem
VEX-AM S | Unterleg- . 1 Sechskant-
{ scheibe C—— schraube
Konusholzen
Senk- Senk-
VEX-AM SK . i1-
§i-—--© . scheibe C——1]" schraube
Spreizhiilse - i
gcnhtgirtlazg Eaer?trr]sutter RN
Gewindestange
VEX-AM B | |
B | =
Produkttyp Produktbeschreibung Verwendungszweck Leistung
VEX Anhang A1 - Anhang A4 Anhang B1 — Anhang B6 Anhang C1 — Anhang C10
3 Anhang A1 Anhang B1 — Anhang B2 _
KEACa Anhang A5 — Anhang A7 Anhang B7 — Anhang B9 Anhang C11 — Anhang C15

Bolzenanker VEX und VEX-AM

Dubeltypen

Produktbeschreibung

Anhang A1
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Einbauzustand Bolzenanker VEX
h 2 hmin.1 bZW- hmin.2
hy
- hef tﬁx -
)
O
Q |
‘ [
Beton
U |
|
N |
|l hef.ved tix -
h1.red
h 2 hmin.3
Bolzenanker VEX
Produktbeschreibung Anhang A2
Einbauzustand VEX
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DibelgroBen VEX M8 bis M20:
Pragung 1 z.B.. <>BZ 15/35

1 2

Kaltgeformte Version

Pragung 2 z.B.:

SW

J

—_
D

(

Langen-

:H‘ kennung

A

Gewinde

Markierung der

Kaltgeformte Version

Gedrehte Version

DibelgroBen VEX M24 und M27:

Verankerungstiefe

\

i
8

.

Pragung 1 z.B.: QBZ 15/35

<

BZ
15
35
M8

Werkzeichen
Dibelbezeichnung

max. Anbauteildicke flr hes
max. Anbauteildicke flr hefres
GewindegroBe

A4  zusatzliche Kennung far
nichtrostenden Stahl

HCR zusatzliche Kennung fir
hochkorrosionsbestandigen
Stahl

Pragung 2 z.B.: L, BZ 15

<
BZ
15

M8

Werkzeichen
Duibelbezeichnung

max. Anbauteildicke flr he
GewindegroBe

A4 zusatzliche Kennung fir
nichtrostenden Stahl

HCR zusatzliche Kennung fur
hochkorrosionsbestandigen
Stahl

Pragung 3 z.B. < BZ M24-30

< Werkzeichen

BZ Dibelbezeichnung

M24 Gewindedurchmesser

30 maximale Befestigungsdicke

A4  zusatzliche Kennung far
nichtrostenden Stahl

HCR zusatzliche Kennung fir
hochkorrosionsbestandigen
Stahl

Langenkennung C(c) |D(d) | E(e)

F(f)

G (9)

H(h) | 1(i)

J ()

K(k) | L) [M@m)|N(n)

63,5
76,2

76,2
88,9

88,9
101,6

Dibellange min 2
Dibellange max <

101,6
114,3

114,3
127,0

127,0
139,7

139,7
152,4

152,4
165,1

165,1
177,8

177,8
190,5

190,5
203,2

203,2
215,9

Langenkennung O()|P(p)|Q(q)

R (r)

S(s)

T() |U(u)

V (v)

WWw)| X(x) | Y(y) |Z2(2)

215,9
228,6

228,6
2413

Dibellange min 2
Dibellange max <

241,3
254,0

254,0
279,4

279,4
304,8

304,8
330,2

330,2
355,6

355,6
381,0

381,0
406,4

406,4
431,8

431,8
457,2

4572
483,0

Bolzenanker VEX

Produktbeschreibung
DubelgréBen und Pragung

Anhang A3

722615.18
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Tabelle A1: Dubelabmessungen VEX

Werkstoff Nr. 1.4301

(z.B. 1.4401, 1.4404,

DiibelgroBe M8 M10 M12 M16 M20 M24 mM27
1 | Konusbolzen Gewinde M8 M10 M12 M16 M20 M24 M27
@ dy = 7,9 9.8 12,0 15,7 19,7 24 28
Stahl, verzinkt L 65 + tﬁ, 80 + tﬁx 96,5+tﬁx 1 18+tﬁx 1 37+tlix 161 +tﬁx 1 78+t1ix
- Nichtrostender
Dibel- i ' ‘ ' ' . ;
3nge Stahl A4, HCR L 65 + tiy | 80 + tiy | 96,5+t | 118+t | 137+t | 168+t
reduzierte
Verankerungstiefe Lhetreq 54 + t5, | 60 + tix | 76,5+t | 98+t - -
2 | Spreizhilse siehe Tabelle A2
Unterlegscheibe siehe Tabelle A2
Sechskantmutter SwW 13 | 17 | 19 | 24 | 30 | 3 | 41
MaBe in mm
Tabelle A2: Material VEX
VEX VEX A4 VEX HCR
Nr. |Teil ; Hochkorrosions-
Stahl, verzinkt N'csht‘;zft:';der bestandiger Stahl
(HCR)
M8 bis M20: M10 bis M20: M8 bis M20: M8 bis M20:
Kaltstauch- oder Kaltstauch- oder Nichtrostender Stahl | Hochkorrosions-
Automatenstahl, Automatenstahl, (z.B. 1.4401, 1.4404, |bestandiger Stahl
Konusbolzen galvanisch diffusionsverzinkt | 1.4578, 1.4571) 1.4529 oder 1.4565,
verzinkt > 5um, > 40um, EN 10088:2014, EN 10088:2014,
1 Konus mit Konus mit Konus mit Konus mit
Kunststoffiberzug | Kunststoffliberzug | Kunststoffiiberzug Kunststoffiberzug
M24- M24:
. M24 und M27: — Hochkorrosions-
Gewindebolzen Stahl. qalvanisch Nichtrostender Stahl bestandiaer Stahl
und Spreizkonus " g - (z.B. 1.4401, 1.4404) 9
verzinkt EN 10088:2014 1.4529 oder 1.4565,
) EN 10088:2014
M8 bis M20:
Stahl nach . )
EN 10088:2014, M0 bis M20: Nichtrostender Stahl | Nichtrostender Stahl
Stahl nach

(z.B. 1.4401, 1.4404,

EN 10088:2014,

2 |Spreizhlise oder 1.4401 5&&2?3?5?114;‘301 1.4571) 1.4571)
M24 und M27: o EN 10088:2014 EN 10088:2014
or 1.4401
Stahl nach
EN 10139:1997
. Hochkorrosions-
3 |Unteriegscheibe | St galvanisch [ Stahl, mechanisch g‘%"t:"j“f&de{ fg’]') bestandiger Stahl
verzinkt verzinkt EN iO(.)88'2(‘)1£-¥ 1.4529 oder 1.4565,
' EN 10088:2014
. Hochkorrosions-
Stahl, galvanisch {\thBht;o‘s‘tf&de{ féa;?l) bestandiger Stahl
4 | Sechskantmutter | verzinkt, Stahl, feuerverzinkt o e 1.4529 oder 1.4565,

beschichtet : EN 10088:2014,
beschichtet beschichtet
Bolzenanker VEX
Produktbeschreibung Anhang A4
Dubelabmessungen und Material

722615.18
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Einbauzustand Bolzenanker VEX-AM

Montageart V Montageart D

Vorsteckmontage Durchsteckmontage

Konusbolzen VEX-AM wird zuerst in das Bohrloch Konusbolzen VEX-AM wird durch das Durchgangs-
gesetzt. Das Anbauteil liegt an der Schraube loch im Anbauteil gesetzt. Das Anbauteil liegt

oder der Gewindestange an. am Konusbolzen VEX-AM an.

VEX-AM S  bestehend aus VEX-AM und S-1G

L

N

DA,

L

- ’ \
’
. il
, /

VEX-AM SK bestehend aus VEX-AM und SK-IG
LTI TN |
PARE BV 7 s = _ v

N

-

\

NN
«,

IS N N
e —— ——
5,

N

N
NN

| o
VEX-AM B  bestehend aus VEX-AM und SK-IG
j_i'J: / I IR I ) e ¢ Ay
o b‘ - L - '_l' K
Zi %
;i i',.' <
L !
! [ I._.,::
Bolzenanker VEX-AM
Produktbeschreibung Anhang A5
Einbauzustand VEX-AM
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Pragung: <> Werkszeichen
BZ Dibelbezeichnung
M6 GewindegroBe
10 max. Anbauteildicke
(nur bei Montageart D)
A4 zusatzlich fur nichtrostenden Stahl /© /@
HCR zusatzlich fir hochkorrosions-
bestandigen Stahl - { _____ H-]- S-1G

z.B.: <> BZM6-10 A4 —— L
S
® ,®
____________ 1 a4

ool s ] swe

Handelslbliche /
Gewindestange [ ————————— ]' - MU-IG
R

Tabelle A3: Diibelabmessungen VEX-AM

Nr. |DiibelgroBe M6 M8 M10 M12
ﬁ%l%;iﬂ?ﬁgem'l @ dy 7.9 9,8 11,8 15,7
1 Montageart V L 50 62 70 86
Montageart D L 50 + iy 62 + tyy 70 + iy 86 + tyiy
2 | Spreizhiilse siehe Tabelle A4
3 [ Unterlegscheibe siehe Tabelle A4
Sechskantschraube  Schliisselweite 10 13 17 19
4 | Montageart V Lg tix + (13 bis 21) |ty + (17 bis 23) | t;, + (21 bis 25) | t;, + (24 bis 29)
Montageart D Ls 14 bis 20 18 bis 22 20 bis 22 25 bis 28
. @ Senkung 17,3 21,5 259 30,9
5 | Senkscheibe " 3.9 5.0 5.7 6.7
Torx
T45 (Stahl,
Senkschraube Antrieb '_I'rgr(;( Ve[['zcllr(l)kt) Innenﬁsi:::"skant Innen;i:::"skant
6 (nichtrostender
Stahl A4, HCR)
Montageart V Lsk ti + (11 bis 19) | s + (15 bis 21) | t;, + (19 bis 23) | t;, + (21 bis 27)
Montageart D Lsk 16 bis 20 20 bis 25 25 30
7 | Sechskantmutter Schlisselweite 10 13 17 19
8 Handelsﬂblichen Typ V Lg= tix + 21 tix + 28 tix + 34 tix + 41
Gewindestange” Typ D Lg2 21 28 34 41
" Ausfiihrung gemaB Spezifikation (Tabelle A4) MaBe in mm

Bolzenanker VEX-AM

Produktbeschreibung Anhang A6
Dubelkomponenten, Pragung und Abmessungen

722615.18 8.06.01-74/18
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Tabelle A4: Material VEX-AM

VEX-AM VEX-AM A4 VEX-AM HCR
Nr. | Teil Stahl, verzinkt . Hochkorrosions-
25 pm nach ::‘chtrostender Stahl bestandiger Stahl
EN ISO 4042:1999 HCR
Nichtrostender Stahl Hochkorrosions-
(z. B. 1.4401, 1.4404, bestandiger Stahl,
] Konusbolzen VEX-AM Automatenstahl, Konus 1.4571,1.4362) 1.4529, 1.4565,
mit Innengewinde kunststoffbeschichtet EN 10088:2014, EN 10088:2014,
Konus Konus
kunststoffbeschichtet kunststoffbeschichtet
Nichtrostender Stahl Nichtrostender Stahl Nichtrostender Stahl
2 Spreizhlilse VEX-AM (z.B. 1.4301, 1.4401) (z. B. 1.4401, 1.4571) (z. B.: 1.4401, 1.4571)
EN 10088:2014 EN 10088:2014 EN 10088:2014
; Hochkorrosions-
3 Unterlegscheibe Stahl, galvanisch Ichtrostencel Siail besténdiger Stahl,
2 (z. B. 1.4401, 1.4571)
S-1G / MU-IG verzinkt EN 10088:2014 1.4529, 1.4565,
’ EN 10088:2014
) Nichtrostender Stahl Hochkorrosions-
Stahl, galvanisch (z. B. 1.4401, 1.4571) bestandiger Stahl,
4 | Sechskantschraube S-IG verzinkt, EN 10088:2014, 1.4529, 1.4565,
beschichtet baschichtat EN 10088:2014,
beschichtet
Nichtrostender Stahl Hochkorrosions-
. (z. B. 1.4401, 1.4404, bestandiger Stahl,
5 | Senkscheibe SK-IG f;‘;‘;'ﬁga"’a“'s‘:“ 1.4571) 1.4529, 1.4565,
EN 10088:2014, EN 10088:2014,
verzinkt, beschichtet verzinkt, beschichtet
. Hochkorrosions-
Stahl, galvanisch gl.cgt.r?.s‘:ig?e; itsa;:) bestandiger Stahl,
6 | Senkschraube SK-IG verzinkt ngiye 1.4529, 1.4565,
beschichtet Egs;r?igﬁ?étzom’ EN 10088:2014,
beschichtet
Nichtrostender Stahl E:;tha":l%rirgojrlosr::hl
- Sechakantmutier MU-IG Stahl, galvanisch (z. B. 1.4401, 1.4571) 14529 14565 ’
verzinkt, beschichtet EN 10088:2014, E.N 10(583'2014I
beschichtet ' ’
beschichtet
Nichtrostender Stahl Hocrlkor.rosmsnshl
. Festigkeitsklasse 8.8, (z. B. 1.4401, 1.4571) | pestandiger Stahl,
g | HandelsObliche EN 1SO 898-1:2013 EN 10088:2014, 1.4529, 1.4565,
Gewindestange A. > 8 % Duktilitat Festigkeitsklasse 70 EN 10088:2014,
s > 8 7o LUK ) ’ Festigkeitsklasse 70,
EN ISO 3506:2009 EN I1SO 3506:2009

Bolzenanker VEX-AM

Produktbeschreibung
Material

Anhang A7

722615.18

8.06.01-74/18




elektronische kopie der eta des dibt: eta-18/0164

Seite 12 der Européaischen Technischen Bewertung Deutsches
ETA-18/0164 vom 13. April 2018 Institut
fiir

Bautechnik

Spezifizierung des Verwendungszwecks

Bolzenanker VEX

Standardverankerungstiefe M8 | M10 | M12 | M6 | mM20 | m24 | m27

Stahl, galvanisch verzinkt v

Stahl, diffusionsverzinkt - v | -

Nichtrostender Stahl A4 und v

hochkorrosionsbesténdiger Stahl HCR

Statische oder quasi-statische Einwirkung v

Brandbeanspruchung v

Seismische Einwirkung (C1 und C2) " v [ - -

Reduzierte Verankerungstiefe " M8 | mMio | m12 | mi6

Stahl, galvanisch verzinkt v

Stahl, diffusionsverzinkt - v

Nichtrostender Stahl A4 und

hochkorrosionsbesténdiger Stahl HCR

Statische oder quasi-statische Einwirkung

Brandbeanspruchung

Seismische Einwirkung (C1 und C2) -
nur fur kaltgeformte Dibel nach Anhang A3

ANENERN

1)

Bolzenanker VEX-AM M6 M8 M10 M12

Stahl verzinkt

Nichtrostender Stahl A4 und
hochkorrosionsbestéandiger Stahl HCR
Statische oder quasi-statische Einwirkung
Brandbeanspruchung

Seismische Einwirkung (C1 und C2) -

AR RN AN

Verankerungsgrund:

« Bewehrter oder unbewehrter Normalbeton nach EN 206-1:2000
« Festigkeitsklasse C20/25 bis C50/60 nach EN 206-1:2000
« Gerissener oder ungerissener Beton

Anwendungsbedingungen (Umweltbedingungen):

» Bauteile unter Bedingungen trockener Innenraume
(Stahl verzinkt, nichtrostender Stahl oder hochkorrosionsbestandiger Stahl).

» Bauteile im Freien, einschlieBlich Industrieatmosphare und Meeresnahe oder Bauteile in Feuchtraumen, wenn
keine besonders aggressiven Bedingungen vorliegen
(nichtrostender Stahl oder hochkorrosionsbestéandiger Stahl).

» Bauteile im Freien und in Feuchtraumen, wenn besonders aggressive Bedingungen vorliegen
(hochkorrosionsbestandiger Stahl)

Anmerkung: Aggressive Bedingungen sind z.B. standiges, abwechselndes Eintauchen in Seewasser oder der Bereich
der Spritzzone von Seewasser, chlorhaltige Atmosphare in Schwimmbadhallen oder Atmosphére mit extremer
chemischer Verschmutzung (z.B. bei Rauchgas-Entschwefelungsanlagen oder StraBentunneln, in denen
Enteisungsmittel verwendet werden).

Bolzenanker VEX und VEX-AM

Verwendungszweck Anhang B1
Spezifikationen

722615.18 8.06.01-74/18
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Spezifizierung des Verwendungszwecks
Bemessung:
* Die Bemessung der Verankerungen erfolgt unter der Verantwortung eines auf dem Gebiet der Verankerungen
und des Betonbaus erfahrenen Ingenieurs.

» Unter Bertcksichtigung der zu verankernden Lasten sind prifbare Berechnungen und Konstruktionszeichnungen
anzufertigen. Auf den Konstruktionszeichnungen ist die Lage des Diibels (z.B. Lage des Diibels zur Bewehrung
oder zu den Auflagern usw.) anzugeben.

* Bemessung der Verankerungen unter statischer oder quasi-statischer Einwirkung, seismischer Einwirkung oder
Brandbeanspruchung nach FprEN 1992-4:2016 in Verbindung mit TR 055.

Einbau:

» Einbau durch entsprechend geschultes Personal unter Aufsicht des Bauleiters,
» Einbau nur so, wie vom Hersteller geliefert, ohne Austausch der einzelnen Teile,

* Bei Fehlbohrung: Anordnung eines neuen Bohrlochs im Abstand > 2 x Tiefe der Fehlbohrung oder in geringerem
Abstand, wenn die Fehlbohrung mit hochfestem Mértel verfiillt wird und wenn sie bei Quer- oder Schragzuglast
nicht in Richtung der aufgebrachten Last liegt.

Bolzenanker VEX und VEX-AM

Verwendungszweck Anhang B2
Spezifikationen

722615.18 8.06.01-74/18
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Tabelle B1: Montage- und Diubelkennwerte, VEX

DiibelgroBe M8 M10 M12 M16 M20 M24 M27
Bohrernenndurchmesser do [mm] 8 10 12 16 20 24 28
Bohrerschneidendurchmesser det € [[mm]| 8,45 10,45 12,5 16,5 20,55 | 24,55 | 28,55

Stahl galvanisch Tow |[INm]| 20 25 45 90 160 | 200 | 300

verzinkt
Drehmoment Stahl
beim pPa . Tinst [Nm] - 22 40 90 160 - -

diffusionsverzinkt
Verankern nichtrostender

Stahl A4, HCR Tinst [Nm] 20 35 50 110 200 290 -
Durchgangsloch im
anzuschlieBenden Bauteil d < [mm] 9 12 14 18 22 26 30
Standardverankerungstiefe

Stahl verzinkt hy= |[mm] 60 75 90 110 125 145 160
Bohrlochtiefe  nichtrostender

Stahl A4, HCR hy=z | [mm] 60 75 90 110 125 155 -
Eff. Ver- Stahl verzinkt et [mm] 46 60 70 85 100 115 125
ankerungs- :
tiefe b aibiit he |[mm]| 46 60 70 85 | 100 | 125 -
Reduzierte Verankerungstiefe
Bohrlochtiefe hireg 2 | [MM] 49 55 70 90
Reduzierte, effektive ) ) B
Verankerungstiefe Retrea | Imm]| 35 40 50 65

h 2 hpin.1bzw. hyin2
— h' -—
s 1
Vo]
AN Qr

T B T

hctrcd toiv
B A1 e _
h 2 hmina
Bolzenanker VEX
Verwendungszweck Anhang B3
Montagekennwerte

722615.18 8.06.01-74/18
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Tabelle B2: Minimale Achs- und Randabstande, Standardverankerungstiefe, VEX

Verwendungszweck
Minimale Achs- und Randabstande fiir Standardverankerungstiefe

DiibelgroBe M8 M10 M12 M16 M20 M24 M27
Standardbauteildicke
Stahl verzinkt
Standardbauteildicke Amns | [mm] | 100 | 120 | 140 | 170 200 230 | 250
Gerissener Beton
Minimaler Achsabstand Smmin [mm] 40 45 60 60 95 100 125
flirc > | [mm] 70 70 100 100 150 180 300
Minimaler Randabstand Crin [mm] 40 45 60 60 95 100 180
firs > | [mm] 80 90 140 180 200 220 540
Ungerissener Beton
Minimaler Achsabstand Smin [mm] 40 45 60 65 90 100 125
flirc > | [mm] 80 70 120 120 180 180 300
Minimaler Randabstand Crmin [mm] 50 50 75 80 130 100 180
flirs > | [mm] 100 100 150 150 240 220 540
Nichtrostender Stahl A4, HCR
Standardbauteildicke hmns | [mm] | 100 | 120 | 140 | 160 200 250 | -
Gerissener Beton
Minimaler Achsabstand Smin [mm] 40 50 60 60 95 125
firc = | [mm] 70 75 100 100 150 125
Minimaler Randabstand Crmin [mm] 40 55 60 60 95 125 )
firs > | [mm] 80 90 140 180 200 125
Ungerissener Beton
Minimaler Achsabstand Smin [mm] 40 50 60 65 90 125
firc = | [mm] 80 75 120 120 180 125
Minimaler Randabstand Cmin | [MmM] 50 60 75 80 130 125 i
firs> | [mm] | 100 120 150 150 240 125
Mindestbauteildicke
Stahl verzinkt, nichtrostender Stahl A4, HCR
Mindestbauteildicke hmno | [mm] | 80 | 100 | 120 | 140 - - |-
Gerissener Beton
Minimaler Achsabstand Smin [mm] 40 45 60 70
flirc > | [mm] 70 90 100 160
Minimaler Randabstand Crmin | [MM] 40 50 60 80 i i i
fiirs > | [mm] 80 115 140 180
Ungerissener Beton
Minimaler Achsabstand Smin [mm] 40 60 60 80
firc = | [mm] 80 140 120 180
Minimaler Randabstand Crin [mm] 50 90 75 90 i i i
flrs = | [mm] 100 140 150 200
Brandbeanspruchung von einer Seite
Minimaler Achsabstand Smingi | [Mm] Siehe Normaltemperatur
Minimaler Randabstand Crminfi | [MmM] Siehe Normaltemperatur
Brandbeanspruchung von mehr als einer Seite
Minimaler Achsabstand Sminsi_| [Mm] Siehe Normaltemperatur
Minimaler Randabstand Cringi | [MmM] 2 300 mm
Zwischenwerte dirfen interpoliert werden.
Bolzenanker VEX
Anhang B4

722615.18
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Tabelle B3: Minimale Achs- und Randabstande, reduzierte Verankerungstiefe, VEX

Minimale Achs- und Randabstande flr reduzierte Verankerungstiefe

DibelgroBe M8 M10 M12 M16
Mindestbauteildicke Pmina I [mm] 80 80 100 140
Gerissener Beton
Smin mm 50 50 50 65
Minimaler Achsabstand - mmJ
fircz |[mm] 60 100 160 170
. Crin [mm] 40 65 65 100
Minimaler Randabstand
firs= |[mm] 185 180 250 250
Ungerissener Beton
Minimaler Achsabstand Smn__| [mm)] >0 >0 >0 &5
fircz |[mm] 60 100 160 170
. Cmin [mm] 40 65 100 170
Minimaler Randabstand -
firs= |[mm] 185 180 185 65
Brandbeanspruchung von einer Seite
Minimaler Achsabstand Sin fi [mm] Siehe Normaltemperatur
Minimaler Randabstand Crin fi [mm] Siehe Normaltemperatur
Brandbeanspruchung von mehr als einer Seite
Minimaler Achsabstand Smin.fi [mm] Siehe Normaltemperatur
Minimaler Randabstand Crin.fi [mm] 2 300 mm
Zwischenwerte durfen interpoliert werden.
Bolzenanker VEX
Verwendungszweck Anhang B5

722615.18
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Montageanweisung VEX

1 iz Bohrloch senkrecht zur Oberflache des Veran-

7 kerungsgrunds erstellen.
;// / @und )y
—

////

/7
v

Bohrloch vom Grund her ausblasen oder aussaugen.

’// :'."'.
// A, '.'-... y

| D

7

- Anker soweit einschlagen, bis hg bzw. hg o4 €rreicht ist.
4 - Diese Bedingung ist erflillt, wenn die Dicke des
Anbauteils nicht gréBer ist als die maximale
Anbauteildicke laut Dibelpragung geman Anhang A3.

Position der Mutter kontrollieren.

/é\

7 TINST

5 : Montagemoment T;,q; mit kalibriertem
Drehmomentschlissel aufbringen.

Bolzenanker VEX

Verwendungszweck Anhang B6
Montageanweisung

722615.18 8.06.01-74/18
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Tabelle B4: Montage- und Dubelkennwerte VEX-AM

DiibelgroBe M6 M8 M10 M12
Effektive Verankerungstiefe e [mm] 45 58 65 80
Bohrernenndurchmesser do [mm] 8 10 12 16
Bohrerschneidendurchmesser det £ | [mm] 8,45 10,45 12,5 16,5
Bohrlochtiefe h,> | [mm] 60 75 90 105
Einschraubtiefe der Gewindestange L™ 2| [mm] 9 12 15 18
. S [Nm] 10 30 30 55
grehmomgnt beim Verankern, SK (Nm] 10 o5 40 50
tahl verzinkt
B [Nm] 8 25 30 45
Drehmoment beim Verankern S (Nm] 15 40 >0 100
nichtrostender Stahl A4, HCF{‘ SK [Nm] 12 25 45 60
B [Nm] 8 25 40 80
Montageart V (Vorsteckmontage)
Durchgangsloch im Anbauteil di< | [mm] 7 9 12 14
S [mm] 1 1 1 1
Minimale Anbauteildicke SK | [mm] 5 7 8 9
B [mm] 1 1 1 1
Montageart D (Durchsteckmontage)
Durchgangsloch im Anbauteil di< | [mm] 9 12 14 18
S [mm 5 7 8 9
Minimale Anbauteildicke " SK | [mm] 9 12 14 16
B [mm] 5 7 8 9

% siehe Anhang A5

Tabelle B5: Minimale Achs- und Randabstande VEX-AM

" Die Anbauteildicke kann bis zu dem Wert fiir Vorsteckmontage reduziert werden, wenn die Querlast mit Hebelarm bemessen wird.

DibelgroBe M6 M8 M10 M12
Mindestbauteildicke Rmin | [mm] 100 120 130 160
Gerissener Beton
Minimaler Achsabstand Smin [mm] 50 60 70 80
firc = | [mm] 60 80 100 120
Minimaler Randabstand Cin [mm] 50 60 70 80
firs = | [mm] 75 100 100 120
Ungerissener Beton
Minimaler Achsabstand Smin | [Mm] 50 60 65 80
firc = | [mm] 80 100 120 160
Minimaler Randabstand Cmin | [Mm] 50 60 70 100
firs = | [mm] 115 155 170 210
Brandbeanspruchung von einer Seite
Minimaler Achsabstand Sminsi | [MmM] Siehe Normaltemperatur
Minimaler Randabstand Cminsi | [Mm] Siehe Normaltemperatur
Brandbeanspruchung von mehr als einer Seite
Minimaler Achsabstand Smingi | [Mm] Siehe Normaltemperatur
Minimaler Randabstand Cringi | [MM] = 300 mm
Zwischenwerte dirfen interpoliert werden.
Bolzenanker VEX-AM
Verwendungszweck Anhang B7
Montage- und Dibelkennwerte, minimale Achs- und Randabstande

722615.18
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Montageanweisung VEX-AM

Vorsteckmontage
1 ?/ 717 /////\/ s 4 Bohrloch senkrecht zur Oberflache des Verankerungsgrunds
/////AX{ erstellen.
%
%//// AR
2 Bohrloch vom Grund her ausblasen oder aussaugen.
Setzwerkzeug fir
3 Vorsteckmontage
in Anker
hineinstecken.
7
/éw p=
4 0&o ‘f Z] ? Anker mit Hilfe des Setzwerkzeugs einschlagen.
[-=}
7
5// Z
oA |
5 [ Schraube eindrehen.
{//// 77
777
7%
/;,/ IS,
//Z///,/Zé//é Tinsl
6 / it / — /& Montagedrehmoment T, mit kalibriertem
7. 7 Drehmomentschlissel aufbringen.
Bolzenanker VEX-AM
Verwendungszweck Anhang B8
Montageanweisung flr Vorsteckmontage
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Montageanweisung VEX-AM
Durchsteckmontage
1 Bohrloch senkrecht zur Oberflache des Verankerungsgrunds
erstellen.
2 Bohrloch vom Grund her ausblasen oder aussaugen.
Setzwerkzeug fir
Durchsteckmontage
3 in Anker "
hineinstecken. — 1 I
4 Anker mit Hilfe des Setzwerkzeugs einschlagen.
5 Schraube eindrehen.
6 Montagedrehmoment T, mit kalibriertem
Drehmomentschlissel aufbringen.
Bolzenanker VEX-AM
Verwendungszweck Anhang B9
Montageanweisung fur Durchsteckmontage

722615.18
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Tabelle C1: Charakteristische Werte bei Zugbeanspruchung, VEX verzinkt,
gerissener Beton, statische oder quasi-statische Belastung

Charakteristische Werte bei Zugbeanspruchung, VEX verzinkt,

gerissener Beton, statische oder quasi-statische Belastung

DibelgroBe M8 M10 M12 M16 M20 M24 M27
Montagesicherheitsbeiwert Yinst | [] 1,0
Stahlversagen
Charakteristische Zugtragfahigkeit Naks | [KN] 16 27 40 60 86 126 196
Teilsicherheitsbeiwert s | [ 1,53 1,5 1,6 1,5
Herausziehen
Standardverankerungstiefe
Charakteristische Tragfahigkeit im 1) 1) 1)
Beton C20/25 Newp | [KN] ° 9 16 25
Reduzierte Verankerungstiefe
Charakteristische Tragfahigkeit im 1) 1) i i i
Beton C20/25 Nawp | [KNT |5 7.5
f 0,5
Erhéhungsfaktor fiir Nay ge| [ (%)
Betonausbruch
Effektive Verankerungstiefe he | [Mm] 46 60 70 85 100 115 125
Reduzierte Verankerungstiefe Nefrea | [MM] | 352 40 50 65 - - -
Faktor k; fiir gerissenen Beton ke | [ 7.7
"' Herausziehen ist nicht maBgebend.
? Die Verwendung ist auf die Verankerung statisch unbestimmter Systeme beschrankt.
Bolzenanker VEX
Leistung Anhang C1

722615.18
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Tabelle C2: Charakteristische Werte bei Zugbeanspruchung, VEX A4 / HCR,
gerissener Beton, statische oder quasi-statische Belastung

Charakteristische Werte bei Zugbeanspruchung, VEX A4/ HCR,

gerissener Beton, statische oder quasi-statische Belastung

DibelgroBe M8 M10 M12 M16 M20 M24
Montagesicherheitsbeiwert Yinst | [-] 1,0

Stahlversagen

Charakteristische Zugtragfahigkeit Npes | [KN] 16 27 40 64 108 110
Teilsicherheitsbeiwert s | [F] 1,5 1,68 1,5
Herausziehen

Standardverankerungstiefe

Charakteristische Tragfahigkeit im 1)

Beton C20/25 Nakp [ [KN] 5 9 16 25 40

Reduzierte Verankerungstiefe

Charakteristische Tragfahigkeit im 1) 1) i i
Beton C20/25 Nawp | KNI TS 7.5

f 0,5

Erhéhungsfaktor flir N, we| [ (%)

Betonausbruch

Effektive Verankerungstiefe her | [Mm] 46 60 70 85 100 125
Reduzierte Verankerungstiefe Refreq | [MM] | 352 40 50 65 - .
Faktor k, fiir gerissenen Beton Kern | [ 7.7
"' Herausziehen ist nicht maBgebend.
?  Die Verwendung ist auf die Verankerung statisch unbestimmter Systeme beschrankt.

Bolzenanker VEX

Leistung Anhang C2

722615.18
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Tabelle C3: Charakteristische Werte bei Zugbeanspruchung, VEX verzinkt,
ungerissener Beton, statische oder quasi-statische Belastung

DibelgroBe M8 M10 M12 M16 M20 M24 M27
Montagesicherheitsbeiwert Yinst I [] 1,0

Stahlversagen

Charakteristische Zugtragfahigkeit Naws | [kN] | 16 | 27 40 | 60 86 126 | 196
Teilsicherheitsbeiwert Yms | [-] 1,53 1,5 1,6 1,5

Herausziehen
Standardverankerungstiefe

Charakteristische Tragféhigkeit im

ungerissenen Beton C20/25
Reduzierte Verankerungstiefe

Charakteristische Tragféhigkeit im
ungerissenen Beton C20/25

Spalten
Standardverankerungstiefe

Spalten bei Standardbauteildicke (Es darf der hohere Widerstand aus Fall 1 und Fall 2 angesetzt werden;
Die Werte scsp und Cersp diirfen fur Bauteildicken hminz < h < hmin 1 (Fall 2) linear interpoliert werden (yhsp= 1,0))

Nag, | [KN] 12 16 25 35 " " "

Neep | KN] | 7,5 9 Y K - - -

Standardbauteildicke hmns2|[mm]| 100 | 120 | 140 | 170 | 200 | 230 | 250
Fall 1

Charakteristische Tragfahigkeit 0

im ungerissenen Beton C20/25 N'aksp | [KN] 9 12 20 30 40 62,3 50
Randabstand Cersp | [MmM] 1,5 hg

Fall 2

Charakteristische Tragfahigkeit 0

im ungerissenen Beton C20/25 N'asp| [KN] 12 16 25 35 50,5 62,3 70,6
Randabstand Corsp | [MM] 2 hg 22hg | 1,5hy | 2,5 hg
Spalten bei Mindestbauteildicke

Mindestbauteildicke Npin2 2 | [mm] 80 100 120 140

Charakteristische Tragfahigkeit 0 ) ) )
im ungerissenen Beton C20/25 N'aksp| [KN] 12 16 25 35

Randabstand Cersp| [MM] 2,5 hg

Reduzierte Verankerungstiefe

Mindestbauteildicke Rmina 2 | [Mm] 80 80 100 140

Charakteristische Tragfahigkeit 0 ; 3 ;
im ungerissenen Beton C20/25 N'aicsp| [KN] 75 S 17.9 26,5

Randabstand Cersp| [MmM] 100 100 125 150

Erhéhungsfaktor _ fa \O°
fiir Negp Und Ng 5 Ye [ ()
Betonausbruch

Effektive Verankerungstiefe her| [Mm] 46 60 70 85 100 115 125
Reduzierte Verankerungstiefe Net rea| [mMm] | 357 40 50 65 - - -
Faktor k, fiir ungerissenen Beton Koeen!  [-] 11,0

1)

2 Herausziehen ist nicht maBgebend.

Die Verwendung ist auf die Verankerung statisch unbestimmter Systeme beschrankt.

Bolzenanker VEX

Leistung Anhang C3
Charakteristische Werte bei Zugbeanspruchung, VEX verzinkt,

ungerissener Beton, statische oder quasi-statische Belastung
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Tabelle C4: Charakteristische Werte bei Zugbeanspruchung, VEX A4 / HCR,
ungerissener Beton, statische oder quasi-statische Belastung

DibelgroBe M8 M10 M12 M16 M20 M24
Montagesicherheitsbeiwert Vst | ] 1,0
Stahlversagen
Charakteristische Zugtragfahigkeit Nas | [kN] 16 27 | 40 | 64 108 110
Teilsicherheitsbeiwert s | [ 1,5 1,68 1,5
Herausziehen
Standardverankerungstiefe
Charakteristische Tragfahigkeit im 1 1
ungerissenen Beton C20/25 Newp | [KN] 12 16 25 35
Reduzierte Verankerungstiefe
Charakteristische Tragféahigkeit im 1) 1) ) )
ungerissenen Beton C20/25 Nawp | [KN] 7. 9
Spalten
Standardverankerungstiefe
Spalten bei Standardbauteildicke (Es darf der hohere Widerstand aus Fall 1 und Fall 2 angesetzt werden;
Die Werte s sp und Cersp diirfen fir Bauteildicken hpinz < h < hmin 1 (Fall 2) linear interpoliert werden (i sp= 1,0))
Standardbauteildicke Nmin1 2| [Mm] | 100 120 | 140 | 160 | 200 | 250
Fall 1
Charakteristische Tragfahigkeit 0
im ungerissenen Beton C20/25 N'aicsp | [KN] 9 12 20 30 40 )
Randabstand Cersp | [MM] 1,5 hgg
Fall 2
Charakteristische Tragfahigkeit 0
im ungerissenen Beton C20/25 Nrwsp | [KN] 12 16 25 35 505 706
Randabstand Cersp | [MM] 115 125 140 200 220 250
Spalten bei Mindestbauteildicke
Mindestbauteildicke Pmine 2 | [mm] 80 100 120 140
Charakteristische Tragfahigkeit 0 i )
im ungerissenen Beton C20/25 N'isp| [KN] 12 16 25 35
Achsabstand (Randabstand) Scrsp (= 2 Cgrgp) | [MM] 5 hgg
Reduzierte Verankerungstiefe
Mindestbauteildicke Rmina 2 | [Mm] 80 80 100 140
Charakteristische Tragfahigkeit 0 i i
im ungerissenen Beton C20/25 N'aicsp | [KN] 75 9 17.9 26,5
Randabstand Cersp | [MM] 100 100 125 150
Erhéhungsfaktor : fo \*°
fiir Negep UNd N gyesp vel [ (E)
Betonausbruch
Effektive Verankerungstiefe he | [mm] 46 60 70 85 100 125
Reduzierte Verankerungstiefe Nefreq | [MmM]| 357 40 50 65 - -
Faktor k; flir ungerissenen Beton Koern | [ 11,0
"' Herausziehen ist nicht maBgebend.
2 Die Verwendung ist auf die Verankerung statisch unbestimmter Systeme beschrankt.
Bolzenanker VEX
Leistung _ Anhang C4
Charakteristische Werte bei Zugbeanspruchung, VEX A4 / HCR,
ungerissener Beton, statische oder quasi-statische Belastung
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Tabelle C5: Charakteristische Werte bei Querbeanspruchung, VEX,
gerissener und ungerissener Beton, statische oder quasi-statische Belastung

Charakteristische Werte bei Querbeanspruchung, VEX,
gerissener und ungerissener Beton, statische oder quasi-statische Belastung

DuibelgroBe M8 M10 M12 M16 M20 M24 M27
Montagesicherheitsbeiwert Yinst | [] 1,0

Stahlversagen ohne Hebelarm, Stahl verzinkt

Charakteristische Quertragfahigkeit V| [kN] | 122 | 201 | 30 | 55 | 69 | 114 [ 1694
Duktilitatsfaktor ko[ [] 1,0

Teilsicherheitsbeiwert el [ 1,25 | 133 | 125 [ 125
Stahlversagen ohne Hebelarm, nichtrostender Stahl A4, HCR

Charakteristische Quertragfahigkeit ~ Vao| [kN] | 13 | 20 | 30 | 55 | 86 | 1236
Duktilitatsfaktor k| [] 1,0 -
Teilsicherheitsbeiwert wel [ 1,25 | 14 | 125
Stahlversagen mit Hebelarm, Stahl verzinkt

Charakteristische Biegemomente M| INm | 23 | 47 | 82 | 216 | 363 | 898 [13315
Teilsicherheitsbeiwert s | [ 1,25 1,33 1,25 1,25
Stahlversagen mit Hebelarm, nichtrostender Stahl A4, HCR

Charakteristische Biegemomente M%< | [Nm] 26 | 52 | 92 I 200 454 785,4
Teilsicherheitsbeiwert s | [ 1,25 14 1,25
Betonausbruch auf der lastabgewandten Seite

Faktor k| [ | 2,4 [ 2,8
Betonkantenbruch

Wirksame . Stahl verzinkt Iy | [mm] 46 60 70 85 100 115 125
gﬂzﬁgasrt]?nﬁtb:; mmaah' W mm) | 46 60 70 85 | 100 | 125 -
Wirksame ~ Stahl verzinkt lireq | [mm] | 35" 40 50 65

gﬂzﬁgi??r?itbt?;m mmaah' oo | [mm] | 357 | 40 50 65

Wirksamer AuBendurchmesser doom | [Mm] 8 10 12 16 20 24 27
"I Die Verwendung ist auf die Verankerung statisch unbestimmter Systeme beschrankt.

Bolzenanker VEX

Leistung Anhang C5
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Tabelle C6: Charakteristische Werte bei seismischer Beanspruchung, VEX,
Standardverankerungstiefe, Kategorie C1 und C2
DiibelgroBe M8 M10 M12 M16 M20
Zugbeanspruchung
Montagesicherheitsbeiwert yins[| [-] | 1,0
Stahlversagen, Stahl verzinkt
Charakteristische
Zugtragfahigkeit C1 Nakseact | [KN] 16 27 40 60 86
Charakteristische
Zugtragfahigkeit C2 Nakseacz | [KN] 16 27 40 50 05
Teilsicherheitsbeiwert s | [F] 1,53 1,5 1,6
Stahlversagen, nichtrostender Stahl A4, HCR
Charakteristische
Zugtragféhigkeit C1 Nekseact | [KN] 16 e7 40 64 108
Charakteristische
Zugtragfahigkeit C2 Nrks.eacz | [KN] 16 e7 40 64 108
Teilsicherheitsbeiwert s | [ 1,5 1,68
Herausziehen (Stahl verzinkt, nichtrostender Stahl A4 und HCR)
Charakteristische
Zugtragfahigkeit C1 Newpeact | [KN] 5 9 16 25 36
Charakteristische
Zugtragfahigkeit C2 Nrp.eace | [KN] 23 36 10,2 13,8 24,4
Querbeanspruchung
Stahlversagen ohne Hebelarm, Stahl verzinkt
Charakteristische
Quertragfahigkeit C1 Vakseact | [KN] 9.3 20 e7 44 69
Charakteristische
Quertragfahigkeit C2 Vaseace| [KN] 6.7 14 16,2 35,7 55,2
Teilsicherheitsbeiwert s | [ 1,25 1,33
Stahlversagen ohne Hebelarm, nichtrostender Stahl A4, HCR
Charakteristische
Quertragfahigkeit C1 Varseacr| [KN] 9.3 20 27 44 69
Charakteristische
Quertragfahigkeit C2 Veseqcz| [KN] 6,7 14 16,2 35,7 55,2
Teilsicherheitsbeiwert s | [ 1,25 1,4
Bolzenanker VEX
Charakteristische Werte bei seismischer Beanspruchung, VEX,
Standardverankerungstiefe, Kategorie C1 und C2
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ungerissener Beton C20/25 bis C50/60

Tabelle C7: Charakteristische Werte bei Zug- und Querbeanspruchung unter
Brandeinwirkung, VEX, Standardverankerungstiefe, gerissener und

Charakteristische Werte bei Zug- und Querbeanspruchung unter Brandeinwirkung,
VEX, Standardverankerungstiefe, gerissener und ungerissener Beton C20/25 bis C50/60

DiibelgroBe M8 M10 M12 M16 M20 M24 M27
Zugbeanspruchung
Stahlversagen
Stahl, galvanisch verzinkt
R30 1,5 2,6 41 7,7 9.4 13,6 17,6
Charakteristische R60 1,1 1,9 3,0 56 8,2 11,8 15,3
Tragfahigkeit oo Newsa | [KN] 0,8 1,4 2.4 4.4 6,9 10,0 13,0
R120 0,7 1,2 2,2 4.0 6,3 91 11,8
Nichtrostender Stahl A4, HCR
R30 3.8 6,9 12,7 23,7 33,5 48,2
Charakteristische ~ R60 2,9 53 9,4 17,6 25,0 35,9
Tragfahigkeit oo Nmwes | KNI PO 3,6 6,1 115 | 164 | 236 )
R120 1,6 2,8 4.5 8.4 12,1 17,4
Querbeanspruchung
Stahlversagen ohne Hebelarm
Stahl, galvanisch verzinkt
R30 1,6 2,6 41 7,7 1 16 20,6
Chare'l.kt.erist.ische R60 Vireo [KN] 1,5 2,5 3,6 6,8 1 15 19,8
Tragfahigkeit R90 = 1,2 2,1 3,5 6,5 10 15 19,0
‘R120 1,0 2.0 3,4 6,4 10 14 18,6
Nichtrostender Stahl A4, HCR
R30 3.8 6.9 12,7 23,7 33,5 48,2
Charakteristische ~ R60 2,9 5,3 9,4 17,6 25,0 35,9
Tragfhigkeit oo Vakss | [KN] )
granig R90 2,0 3,6 6,1 11,5 16,4 23,6
R120 1,6 2,8 45 8.4 12,1 17.4
Stahlversagen mit Hebelarm
Stahl, galvanisch verzinkt
R30 1,7 3,3 6,4 16,3 29 50 75
_l(;hareiktgrist‘ische R60 MDRk.s.ri (Nm] 1,6 3,2 5,6 14 28 48 72
ragfahigkeit R90 1,2 2,7 54 14 27 47 69
R120 1.1 2,5 53 13 26 46 68
Nichtrostender Stahl A4, HCR
R30 3.8 9,0 19,7 50,1 88,8 153,5
Chareikt.erist.ische R60 M (Nm] 29 6.8 14,6 37,2 66,1 1143 )
Tragféhigkeit R90 Alest 2,1 47 9,5 242 | 434 75,1
R120 1,6 3,6 7,0 17,8 32,1 55,5
Wenn Herausziehen nicht maBgebend ist, muss Ngkin Gleichung (D.4) und (D.5), durch N ersetzt werden.
Bolzenanker VEX
Leistung Anhang C7
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Tabelle C8: Charakteristische Werte bei Zug- und Querbeanspruchung unter
Brandeinwirkung, VEX, reduzierte Verankerungstiefe,
gerissener und ungerissener Beton C20/25 bis C50/60

DibelgroBe M8 M10 M12 M16
Zugbeanspruchung
Stahlversagen
Stahl, galvanisch verzinkt
R30 1,5 2,6 41 7,7
Charakteristische R60 N [kN] 1,1 1,9 3,0 56
Tragfahigkeit R90 o 0.8 1,3 1,9 35
R120 0,6 1,0 1,3 2,5
Nichtrostender Stahl A4, HCR
R30 3.2 6,9 12,7 23,7
Charakteristische R60 N (kN] 2,5 53 9.4 17,6
Tragfahigkeit R90 o 1,9 3,6 6,1 11,5
R120 1,6 2,8 45 8.4
Querbeanspruchung
Stahlversagen ohne Hebelarm
Stahl, galvanisch verzinkt
R30 1,5 2,6 41 7,7
Charakteristische R60 Ve [kN] 1.1 1,9 3,0 5,6
Tragfahigkeit R90 = 0,8 1,3 1,9 35
R120 0,6 1,0 1,3 2,5
Nichtrostender Stahl A4, HCR
R30 3,2 6,9 12,7 23,7
Charakteristische R60 Voo [kN] 2,5 53 9.4 17,6
Tragfahigkeit R90 sl 1,9 3,6 6,1 11,5
R120 1,6 2,8 45 8,4
Stahlversagen mit Hebelarm
Stahl, galvanisch verzinkt
R30 1,5 3.3 6.4 16,3
Charakteristische R60 Mo (N 1,2 2,5 4,7 11,9
Tragfahigkeit R90 . 0,8 1,7 3,0 7,5
R120 0,6 1,2 2.1 5,3
Nichtrostender Stahl A4, HCR
R30 3,2 8.9 19,7 50,1
Chareikt.erist'ische R60 M - (N 2,6 6,8 14,6 37,2
Tragfahigkeit R90 Aks A 2,0 47 95 24,2
R120 1,6 3,6 7,0 17,8
Wenn Herausziehen nicht maBgebend ist, muss Ngx,in Gleichung (D.4) und (D.5) durch NCric ersetzt werden.
Bolzenanker VEX
Leistung . o Anhang C8
Charakteristische Werte bei Zug- und Querbeanspruchung unter Brandeinwirkung,
VEX, reduzierte Verankerungstiefe, gerissener und ungerissener Beton C20/25 bis C50/60
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Tabelle C9: Verschiebung unter Zuglast, VEX

DiibelgroBe M8 M10 | M12 | M16 | M20 | M24 | M27

Standardverankerungstiefe

Stahl verzinkt

Zuglast im gerissenen Beton N [kN] 24 4.3 7,6 11,9 17,1 21,1 24

Verschiebung do |[[mm]| 0,6 1,0 0,4 1,0 0,9 0,7 0,9
S | [mm]| 1.4 1,2 1,4 1,3 1,0 1,2 1.4

Zuglast im ungerissenen Beton N [kN] 57 7.6 11,9 16,7 23.8 29.6 34

Verschiebung Ono | [mm] 04 0,5 0,7 0,3 0,4 0,5 0,3
Onw | [mm] 0,8 1,4 0,8 14

Verschiebung unter seismischer Einwirkung C2

Verschiebung fir DLS B eqoLs) | [MM] 2,3 41 4,9 3,6 5.1

Verschiebung fir ULS Bneauis | [mm] | 82 | 138 | 157 | 95 | 152 ) )

Nichtrostender Stahl A4, HCR

Zuglast im gerissenen Beton N [kN] 24 43 7,6 11,9 17,1 19,0

Verschiebung Sy | [mm]| 0,7 1,8 0,4 0,7 0,9 0,5 -
e | [mm] 1,2 1,4 1,4 1,4 1,0 1,8

Zuglast im ungerissenen Beton N [kN] 58 7,6 11,9 16,7 23,8 33,5

Verschiebung S |[[mMm]| 06 0,5 0,7 0,2 0,4 0,5 -
One | [mm] | 1,2 1,0 1,4 0,4 0,8 1,1

Verschiebung unter seismischer Einwirkung C2

Verschiebung fur DLS Bneqors) | [Mm] | 2,3 4.1 4,9 3.6 5,1

Verschiebung fiir ULS neauis | [mm]| 82 | 138 | 157 | 95 | 152 ) )

Reduzierte Verankerungstiefe

Stahl verzinkt, nichtrostender Stahl A4, HCR

Zuglast im gerissenen Beton N [kN] 24 3,6 6,1 9,0

Verschiebung dno | [mm] 0,8 0,7 0,5 1,0 - - -
ONw | [mMm] | 1,2 1,0 0,8 1,1

Zuglast im ungerissenen Beton N [kN] 3,7 4.3 8,5 12,6

Verschiebung dno | [mm] 0,1 0,2 0,2 0,2 - - -
o | [mm] | 0,7 0,7 0,7 0,7

Bolzenanker VEX

Leistung Anhang C9

Verschiebung unter Zuglast
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Tabelle C10: Verschiebungen unter Querlast, VEX

Verschiebung unter Querlast

DiibelgroBe M8 M10 M12 M16 M20 M24 M27
Standardverankerungstiefe
Stahl verzinkt
8:;;?55;;23?52?0”: mund -y [kN] 6.9 11,4 17,1 31,4 36,8 64,9 96,8
Verschiebung dvo [mm] 2,0 3,2 3,6 3,5 1,8 3,5 3,6
Sv. | [mm] 3,0 47 5,5 53 2,7 5,3 54
Verschiebung unter seismischer Querlast C2
Verschiebung DLS By eqoLsy | [Mm] 3,0 2,7 3,5 43 4.7
Verschiebung ULS By.eques) | [mm] 5.9 53 9.5 9,6 10,1 ' '
Nichtrostender Stahl A4, HCR
UQ:;erlr?ssstel-?lgrirg:?on:m und [kN] 7.3 1.4 17.1 31,4 438 70,6
Verschiebung dvo [mm] 1,9 24 4.0 43 2,9 2.8 .
By [mm] 2,9 3,6 5,9 6,4 43 4,2
Verschiebung unter seismischer Querlast C2
Verschiebung DLS Sy eqoLsy | [MmM] 3,0 2,7 3,5 43 47
Verschiebung ULS Svequis) | [mm] | 59 5,3 9,5 9.6 10,1 ) '
Reduzierte Verankerungstiefe
Stahl verzinkt
o™ v [ wa [ es [ e [ a1 [ aa
Verschiebung dvo [mm] 2,0 3,2 3,6 3,5 ) ) )
Syes [mm] 3,0 47 5,5 53
Nichtrostender Stahl A4, HCR
e o™ v [ wu [ 70 [ 1 [ | o4
Verschiebung dvo [mm] 1,9 24 4,0 43 ) - )
Sy [mm] 29 36 5,9 6.4
Bolzenanker VEX
Leistung Anhang C10
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Tabelle C11: Charakteristische Werte bei Zugbeanspruchung, VEX-AM,
gerissener Beton, statische oder quasi-statische Belastung

Charakteristische Werte bei Zugbeanspruchung, VEX-AM,

gerissener Beton, statische oder quasi-statische Belastung

DibelgroBe M6 M8 M10 M12
Montagesicherheitsbeiwert Yot | ] 12
Stahlversagen
Charakteristische Zugtragfahigkeit,
Stahl verzinkt Npk s [kN] 16,1 22,6 26,0 56,6
Teilsicherheitsbeiwert YMs [-] 1,5
Charakteristische Zugtragfahigkeit,
nichtrostender Stahl A4, HCR New.s [kN] 14,1 25,6 35,8 59,0
Teilsicherheitsbeiwert TMs [-] 1,87
Herausziehen
Charakteristische Tragfahigkeit im
gerissenen Beton C20/25 Newp [kN] 5 9 12 20
0,5

Betonerhéhungsfaktor fiir Ng ic [-] (fzc_‘(‘))
Betonausbruch )
Effektive Verankerungstiefe et [mm] 45 58 | 65 80
Faktor flr k, Ker N [-] 7.7

Bolzenanker VEX-AM

Leistung Anhang C11
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Tabelle C12: Charakteristische Werte bei Zugbeanspruchung, VEX-AM,
ungerissener Beton, statische oder quasi-statische Belastung

Charakteristische Werte bei Zugbeanspruchung, VEX-AM,
ungerissener Beton, statische oder quasi-statische Belastung

DubelgroBe M6 M8 M10 M12
Montagesicherheitsbeiwert Yinst I [-] 1.2
Stahlversagen
Charakteristische Zugtragfahigkeit,
Stahl verzinkt Ngk s [kN] 16,1 22,6 26,0 56,6
Teilsicherheitsbeiwert Tits [-] 1,5
Charakteristische Zugtragfahigkeit,
nichtrostender Stahl A4, HCR Nas [kN] 14.1 256 35.8 59,0
Teilsicherheitsbeiwert Tits [ 1,87
Herausziehen
Charakteristische Tragféhigkeit im
ungerissenen Beton C20/25 Newp [kN] 12 16 20 30
Spalten (Es darf der héhere Widerstand aus Fall 1 und Fall 2 angesetzt werden.)
Mindestbauteildicke hen | [mm] | 100 [ 120 130 160
Fall 1
Charakteristische Tragfahigkeit im 0
ungerissenen Beton C20/25 N fksp [kN] 9 12 16 25
Randabstand Carsp | [MmM] 1,5 hy
Fall 2
Charakteristische Tragfahigkeit im 0
ungerissenen Beton C20/25 N'sp | KNI 12 16 20 30
Randabstand Corsp | [MM] 2,5 hg
Erhdhungsfaktor e [] fer \
fiir Nay  und Ny (ﬁ)
Betonausbruch
Effektive Verankerungstiefe he | [mm) 45 | 58 | 65 80
Faktor fir k, (ungerissener Beton) Kyer N [-] 11,0
Bolzenanker VEX-AM
Leistung Anhang C12
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Tabelle C13: Charakteristische Werte bei Querbeanspruchung, VEX-AM,

gerissener und ungerissener Beton, statische oder quasi-statische Belastung

DiibelgroBe M6 M8 M10 M12
Montagesicherheitsbeiwert Yinst [-] 1,0
VEX-AM, Stahl verzinkt
Stahlversagen ohne Hebelarm, Montageart V
Charakteristische Quertragfahigkeit Vae | KNJ | 58 | 69 | 104 | 258
Stahlversagen ohne Hebelarm, Montageart D
Charakteristische Quertragfahigkeit Vaks I [kN] | 5,1 | 7,6 | 10,8 | 24,3
Stahlversagen mit Hebelarm, Montageart V
Charakteristische Biegemomente MCais I [Nm] l 12,2 l 30,0 l 59,8 I 104,6
Stahlversagen mit Hebelarm, Montageart D
Charakteristische Biegemomente M’as | [Nm] 36,0 [ 53,2 [ 76,0 I 207
Teilsicherheitsbeiwert flir Vg, und M°g, o Tis [-] 1,25
Duktilitatsfaktor k7 [-] 1,0
VEX-AM, nichtrostender Stahl A4, HCR
Stahlversagen ohne Hebelarm, Montageart V
Charakteristische Quertragfahigkeit Vas | [KN] 57 | 92 | 106 | 236
Teilsicherheitsbeiwert TMs [-] 1,25
Stahlversagen ohne Hebelarm, Montageart D
Charakteristische Quertragfahigkeit Vas | [KN] 73 | 76 | 97 | 296
Teilsicherheitsbeiwert Tus [-] 1,25
Stahlversagen mit Hebelarm, Montageart V
Charakteristische Biegemomente Mas | INm] | 107 | 262 | 523 | 916
Teilsicherheitsbeiwert TMs [-] 1,56
Stahlversagen mit Hebelarm, Montageart D
Charakteristische Biegemomente M. | [NM] 282 | 443 | 699 | 1912
Teilsicherheitsbeiwert TMs [-] 1,25
Duktilitatsfaktor ks [ 1,0
Betonausbruch auf der lastabgewandten Seite
Faktor ke | [1 ]| 15 15 2,0 2,0
Betonkantenbruch
Wirksame Duilbelldnge bei Querlast ly [mm] 45 58 65 80
Wirksamer AuBendurchmesser dnom [mm] 8 10 12 16
Bolzenanker VEX-AM
Leistung Anhang C13

Charakteristische Werte bei Querbeanspruchung, VEX-AM,
gerissener und ungerissener Beton, statische oder quasi-statische Belastung
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Tabelle C14: Charakteristische Werte bei Zug- und Querbeanspruchung unter
Brandeinwirkung, VEX-AM, gerissener und ungerissener Beton C20/25 bis

Charakteristische Werte bei Zug- und Querbeanspruchung unter Brandeinwirkung,
VEX-AM, gerissener und ungerissener Beton C20/25 bis C50/60

C50/60
DiibelgroBe M6 M8 M10 M12
Zugbeanspruchung
Stahlversagen
Stahl verzinkt
R30 0,7 14 2,5 3,7
Charakteristische R60 Nower | [KN] 0,6 1.2 2,0 2,9
Zugtragfahigkeit — R90 =0 0,5 0,9 15 2,2
R120 0,4 0,8 1,3 1,8
Nichtrostender Stahl A4, HCR
R30 2.9 54 8,7 12,6
Charakteﬁrigtisohe R60 Ney oo [kN] 1,9 3,8 6,3 9,2
Zugtragfahigkeit ~ R90 el 1,0 2,1 3.9 5,7
R120 0,5 1,3 2,7 4.0
Querbeanspruchung
Stahlversagen ohne Hebelarm
Stahl verzinkt
R30 0,7 1,4 2,5 3,7
Charakter.i‘st]schg R60 Vere! [kN] 0,6 1,2 2,0 2,9
Quertragfahigkeit  R90 s 0,5 0,9 1,5 2,2
R120 0,4 0,8 1,3 1,8
Nichtrostender Stahl A4, HCR
R30 2,9 54 8,7 12,6
Charakter_i_st_ischfa R60 Vaeer | [KN] 1,9 3,8 6,3 9,2
Quertragfahigkeit  R90 Rk.ef 1,0 2.1 3.9 57
R120 0,5 1,3 2,7 4.0
Stahlversagen mit Hebelarm
Stahl verzinkt
R30 0,5 14 3,3 5,7
Charakter_i_stjschg R60 Maes | [N 0,4 1,2 2,6 46
Quertragfahigkeit  R90 Akl 0,4 0,9 2,0 3.4
R120 0,3 0,8 1,6 2,8
Nichtrostender Stahl A4, HCR
R30 2,2 55 11,2 19,6
Charakter_i_stjschg R60 Maer | [NM] 1,5 3,9 8,1 14,3
Quertragfahigkeit  R90 Aks 0,7 22 5.1 8.9
R120 0,4 1,3 3,5 6,2
Bolzenanker VEX-AM
Leistung Anhang C14
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Tabelle C15: Verschiebungen unter Zuglast, VEX-AM

Verschiebungen unter Zuglast und Querlast

DiibelgroBe M6 M8 M10 Mi12
Zuglast im gerissenen Beton N [kN] 2,0 3.6 4,8 8,0
0,6 0,6 0,8 1,0
Verschiebungen o [mm]
N [mm] 0.8 0.8 1,2 1,4
Zuglast im ungerissenen Beton N [kN] 4.8 6.4 8,0 12,0
. dno [mm] 0,4 0,5 0,7 0,8
Verschiebungen
ONen [mm] 0,8 0,8 1,2 1.4
Tabelle C16: Verschiebungen unter Querlast, VEX-AM
DiibelgréBe M6 M8 M10 M12
Querlgst im gerissenen und Vv [KN] 4.2 53 6.2 16.9
ungerissenen Beton
Verschiebungen Svo (mm] 28 2,9 25 3.6
9 Oyas [mm] 42 44 3,8 53
Bolzenanker VEX-AM
Leistung Anhang C15
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