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Gegenstand dieses Bescheides:

Mauerwerk aus Plan-Hohlblécken aus Leichtbeton

mit integrierter Warmedadmmung aus PUR-Hartschaum
- bezeichnet als Liapor SL Plus -

im Dinnbettverfahren

Der oben genannte Regelungsgegenstand wird hiermit allgemein bauaufsichtlich
zugelassen/genehmigt.

Dieser Bescheid umfasst zwolf Seiten und sechs Anlagen.

Diese allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/allgemeine Bauartgenehmigung ersetzt die allgemeine
bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z-17.1-998 vom 19. August 2016.
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ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Mit  diesem  Bescheid ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit des
Regelungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

Dieser Bescheid ersetzt nicht die fur die Durchfiihrung von Bauvorhaben gesetzlich
vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigungen.

Dieser Bescheid wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbesondere privater Schutzrechte,
erteilt.

Dem Verwender bzw. Anwender des Regelungsgegenstandes sind, unbeschadet weiter
gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen”, Kopien dieses Bescheides zur
Verfugung zu stellen. Zudem ist der Verwender bzw. Anwender des Regelungs-
gegenstandes darauf hinzuweisen, dass dieser Bescheid an der Verwendungs- bzw.
Anwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behtrden ebenfalls
Kopien zur Verfliigung zu stellen.

Dieser Bescheid darf nur vollstandig vervielfaltigt werden. Eine auszugsweise
Veroffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts flr Bautechnik. Texte und
Zeichnungen von Werbeschriften dirfen diesem Bescheid nicht widersprechen,
Ubersetzungen miissen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fiir Bautechnik nicht gepriifte
Ubersetzung der deutschen Originalfassung" enthalten.

Dieser Bescheid wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen kdénnen nachtraglich erganzt
und geadndert werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.

Dieser Bescheid bezieht sich auf die von dem Antragsteller gemachten Angaben und
vorgelegten Dokumente. Eine Anderung dieser Grundlagen wird von diesem Bescheid nicht
erfasst und ist dem Deutschen Institut fir Bautechnik unverzuglich offenzulegen.

Die von diesem Bescheid umfasste allgemeine Bauartgenehmigung gilt zugleich als
allgemeine bauaufsichtliche Zulassung fiir die Bauart.
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BESONDERE BESTIMMUNGEN
Regelungsgegenstand und Verwendungs- bzw. Anwendungsbereich

Zulassungsgegenstand

(1) Zulassungsgegenstand ist die Herstellung von Plan-Hohlblocken aus Leichtbeton mit
integrierter Warmedammung - bezeichnet als Liapor SL Plus— (nachfolgend als
Liapor Warmedammestein bezeichnet).

(2) Die Kammern der Plan-Hohlblocke sind werkseitig mit einem speziellen
PUR-Hartschaum versehen.

(3) Die Liapor-warmedammsteine weisen folgende Abmessungen auf:
— Léange [mm]: 247, 497

— Breite [mm]: 240, 300, 365 oder 425

— Hohe [mm]: 248

(4) Die Liapor Warmedammsteine werden in den folgenden Druckfestigkeitsklasse-
Rohdichteklasse-Kombinationen hergestellt:

— Druckfestigkeitsklasse 2, Rohdichteklasse 0,45; 0,50 oder 0,55
— Druckfestigkeitsklasse 4, Rohdichteklasse 0,55; 0,60; 0,65 oder 0,70
— Druckfestigkeitsklasse 6, Rohdichteklasse 0,70; 0,80 oder 0,90.

Genehmigungsgegenstand

(1) Genehmigungsgegenstand ist die Bemessung und Ausfihrung von Mauerwerk im
Dunnbettverfahren aus den

— Liapor Warmedammesteinen (Lochbilder siehe Anlagen 1 bis 4) und

— dem Dunnbettmortel SAKRET-Liapor-Plansteinkleber PSK (Trockenmortel) mit den in der
Leistungserklarung nach EN 998-2 erklarten Leistungen nach Anlage 6.

(2) Das Mauerwerk darf als unbewehrtes Mauerwerk im Dunnbettverfahren nach
DIN EN 1996-1-1 in Verbindung mit DIN EN 1996-1-1/NA und DIN EN 1996-2 in Verbindung
mit DIN EN 1996-2/NA verwendet werden.

(3) Das Mauerwerk darf nicht als eingefasstes Mauerwerk nach DIN EN 1996-1-1 verwendet
werden.

Bestimmungen fur das Bauprodukt

Eigenschaften und Zusammensetzung

Plan-Hohlbl6cke

Ausgangsstoffe

(1) Der Leichtbeton muss ein Leichtbeton mit haufwerksporigem Gefiige sein.

(2) Fur die Herstellung des Leichtbetons darf nur Blahton "Liapor" als Gesteinskérnung
verwendet werden; es dirfen keine Quarzsande zugesetzt werden. Die Gesteinskdrnung
muss DIN EN 13055-1 entsprechen. Als Bindemittel ist Zement nach DIN EN 197-1 zu
verwenden.

(3) Die Kammern der Plan-Hohlblécke sind vollstandig mit Dammstoff nach Abschnitt 2.1.2
zu verfillen.

MaRe, Grenzabmalfe, Form und Ausbildung

(1) Die Plan-Hohlblécke mussen in Form, Kammeranordnung und -mafe, Schlitzanordnung
und -mafde, Stegdicken und Abmessungen den Anlagen 1 bis 4 entsprechen.

1.17.1-9/17
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(2) Fur die Nennmal3e und die zuldassigen MalRabweichungen gilt Tabelle 1.

Tabelle 1: Nennmal3e und zuldssige MalRabweichungen
Lange® Breite® Hohe
mm mm mm
+3 +3 +1,0
497 240
247 300
248,0
247 365
247 425
' oEs gelten die MaRe als Abstand der Auf3enflache Feder der einen Stirnseite
und der Nutengrundflache der anderen Stirnseite.
2 Steinbreite gleich Wanddicke

(3) Die Einzelwerte und Mittelwerte der Hohe sind auf 0,1 mm genau zu bestimmen und
anzugeben.

(4) Die Lagerflachen der Plan-Hohlblécke missen eben und planparallel sein.

(5) Die Prufung der Ebenheit der Lagerflachen ist gemafd DIN EN 772-20 durchzufiihren. Die
Abweichung von der Ebenheit der Flache darf nicht gré3er als 1,0 mm sein.

(6) Die Prufung der Planparallelitdt der Lagerflaichen ist gemalR DIN EN 772-16 durch-
zufuhren. Die Abweichung darf nicht groRer als 1,0 mm sein.

(7) Das Verhaltnis Beton- / Steinvolumen, ermittelt an Steinen ohne Dammstofffullung, darf
die Werte nach Tabelle 2 nicht Giberschreiten.

Tabelle 2: Verhaltnis Beton- / Steinvolumen

Verhaltnis Betonvolumen
Zu Steinvolumen

Steinformat / Anlage-Nr.

10 DF nach Anl. 2, 0,586
16 DF nach Anl. 1

12 DF nach Anl. 3 0,595
14 DF nach Anl. 4 0,590

(8) Die Ermittlung des Betonvolumens (Nettovolumen) hat in Anlehnung an DIN EN 772-13;
Abschnitt 7.2.1; Punkt d), oder durch Auslitern zu erfolgen. Das ermittelte Verhdltnis
Beton- / Steinvolumen ist auf drei Wert anzeigende Ziffern zu runden.

Druckfestigkeit, Scherbruchkraft und Steinrohdichten

(1) Die Druckfestigkeit der Plan-Hohlbldcke ist nach DIN EN 772-1 zu bestimmen und muss
den Werten der Tabelle 3 entsprechen. Der Formfaktor ist mit 1,0 anzusetzen.

Tabelle 3: Druckfestigkeit
Druckfestigkeitsklasse Druckfestigkeit
Mittelwert kleinster Einzelwert
N/mm?2 N/mm?2
2 225 22,0
4 >50 >4,0
6 275 26,0

(2) Die Scherbruchkraft der Plan-Hohlblécke (ohne Dammestoff) entlang der Kammerreihe mit
der geringsten Summe der Querstegdicken muss Tabelle 4 entsprechen.

1.17.1-9/17
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Tabelle 4:  Scherbruchkraft
Druckfestigkeitsklasse Scherbruchkraft in KN/m
Mittelwert Einzelwert
2 >30 > 25
4 >50 =40
6 >70 >55

2114

723133.18

(3) Die Scherbruchkraft ist mit einer einschnittigen Scherversuchsanordnung an mindestens
6 Hohlblocken ochne Dammstoff zu bestimmen. Dabei sind die Hohlblécke mit Zementmortel
abzugleichen, wobei in der Mittelebene der Aussparung ein 10 mm weiter Spalt im
Abgleichmortel freizulassen ist. Der gemessene Scherquerschnitt ist anzugeben.

(4) Die Steinrohdichten sind nach DIN EN 772-13 zu bestimmen. Fur die Einstufung in die
Rohdichteklassen ist das Gewicht der mit dem Dammstoff verfiullten Steine mafl3gebend.

(5) Fur die je Rohdichteklasse einzuhaltenden Steinrohdichten (Bruttotrockenrohdichten)
unverfullt (ohne Dammestofffullung) gelten fir die Plan-Hohlblocke die Werte nach Tabelle 5.

Tabelle 5:
(unverfallt)

Rohdichteklassen, Druckfestigkeitsklassen und Mittelwerte der Steinrohdichte

Rohdichteklasse Druckfestigkeitsklasse | Mittelwert der Steinrohdichte®

(verfullt) (unverfullt)

kg/m3

0,45 2 400 bis 430

0,50 2 450 bis 480

0,55 2und 4 500 bis 530

0,60 2und 4 550 his 580

0,65 2und 4 600 bis 630

0,70 4 und 6 650 bis 680

0,80 6 700 bis 780

0,90 6 800 his 880
Einzelwerte dirfen bei den Rohdichteklassen 0,45 bis 0,70 den jeweils angegebenen unteren
bzw. oberen Wert um nicht mehr als 15 kg/m® und bei den Rohdichteklassen 0,80 und 0,90 um

nicht mehr als 30 kg/m?® unter- bzw. tiberschreiten.

Warmeleitfahigkeit

(1) Bei der Prufung der Warmeleitfahigkeit an aus den Plan-Hohlblocken herausge-
schnittenen Probekérpern nach DIN EN 12664 (Verfahren mit dem Plattengerat) darf in
trockenem Zustand der Messwert der Warmeleitfahigkeit 4,04 die in Tabelle 6 angegebenen
Werte der Warmeleitféahigkeit 1,0y, bezogen auf die oberen Grenzwerte der zulassigen
Mittelwerte der Steinrohdichte (unverfillt) nach Tabelle 6, nicht Uberschreiten. Die Trocken-
rohdichte der Probekérper fir die Bestimmung der Warmeleitfahigkeit soll der mittleren
Scherbenrohdichte der Plansteine entsprechen.

(2) Dabei darf der Absorptionsfeuchtegehalt, gepriift nach DIN EN ISO 12571 bei 23 °C und
80 % relative Luftfeuchte, den Wert von 2,1 Masse-% nicht tiberschreiten.

1.17.1-9/17
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Tabelle 6: Werte der Warmeleitfahigkeit 1,0

Rohdichteklasse Werte der Warmeleitfahigkeit 4,0, in W/(m-K)
Steinformat / Anlage-Nr.
10 DF n. Anl. 2, 12DFn. Anl. 3 14 DF n. Anl. 4
16 DF n. Anl. 1
0,45 0,173 0,170 0,171
0,50 0,195 0,192 0,194
0,55 0,218 0,215 0,216
0,60 0,241 0,237 0,239
0,65 0,264 0,260 0,262
0,70 0,287 0,282 0,285
0,80 0,333 0,328 0,331
0,90 0,380 0,374 0,376

Integrierte Warmedammung

(1) Der Polyurethan (PUR)-Hartschaum Elastopor H 1722/1 ist ein Wéarmedammstoff mit
CE-Kennzeichnung nach der Norm DIN EN 14315-1.

(2) Die wesentlichen Eigenschaften dieses Warmedammstoffs und somit die Angaben in der
Leistungserklarung bzw. in der CE-Kennzeichnung missen den Angaben in Tabelle 7
entsprechen.

Tabelle 7: wesentliche Eigenschaften des Polyurethan (PUR)-Hartschaums

Eigenschaft MafRgebender Abschnitt Wert/Kategorie/Klasse
nach DIN EN 14315-1
Dichte 4.2.4 FRC50(20) bzw. FRB50(20)
Bemessungswert der 4.2.2 A =0,029 W/(m-K)
Warmeleitfahigkeit
Geschlossenzelligkeit 4.2.6 CCcC4
Dimensionsstabilitat 4.3.12 DS(TH) 3
Haftfestigkeit 4.3.8 A3
Wasseraufnahme 4.3.3 W, = 0,5 kg/m?
Brandverhalten 4.2.3 Klasse E

Kennzeichnung der Liapor-Warmedammsteine

(1) Jede Liefereinheit der Liapor-Warmedammsteine (z. B. Steinpaket) muss auf der
Verpackung oder einem mindestens A4 grof3en Beipackzettel vom Hersteller mit dem
Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) nach den Ubereinstimmungszeichen-Verordnungen
der Lander gekennzeichnet werden. Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraus-
setzungen nach Abschnitt 2.3 erfillt sind.

(2) Der Lieferschein, die Verpackung oder der Beipackzettel der Liapor-Warmedammsteine
ist mit folgenden Angaben zu versehen:

— Bezeichnung des Zulassungsgegenstandes
— Zulassungsnummer: Z-17.1-998

— Abmessungen

— Druckfestigkeitsklasse

1.17.1-9/17
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— Bezeichnung und Brandverhalten des Dammstoffs
— Rohdichteklasse (verfiillt)

— Mittelwert der Steinrohdichte (unverfullt)

— Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit

— Herstellerzeichen und Herstellungsdatum

— Hersteller und Herstellwerk

Ubereinstimmungsbestéatigung fiir die Liapor-Warmedammsteine
Allgemeines

(1) Die Bestatigung der Ubereinstimmung der Liapor-Warmedammsteine mit den
Bestimmungen der von dem Bescheid erfassten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung
muss fir jedes Herstellwerk mit einer Ubereinstimmungserklarung des Herstellers auf der
Grundlage einer werkseigenen Produktionskontrolle (WPK) und eines Ubereinstimmungs-
zertifikates einer hierflr anerkannten Zertifizierungsstelle sowie einer regelmafigen Fremd-
tiberwachung (FU) durch eine anerkannte Uberwachungsstelle nach MaRgabe der folgen-
den Bestimmungen erfolgen: Fur dabei durchzufuhrende Produktprufungen hat der
Hersteller des Bauprodukts eine hierfur anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierfir
anerkannte Uberwachungsstelle einzuschalten.

(2) Die Ubereinstimmungserklarung hat der Hersteller durch Kennzeichnung des Baupro-
duktes mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) unter Hinweis auf den Verwen-
dungszweck abzugeben.

(3)°Dem Deutschen Institut flr Bautechnik ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des
von ihr erteilten Ubereinstimmungszertifikates zur Kenntnis zu geben.

Werkseigene Produktionskontrolle

(1) In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durch-
zuftuihren. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzunehmende
kontinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicherstellt, dass die

von ihm hergestellten Bauprodukte den Bestimmungen der von diesem Bescheid erfassten
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen.

(2) Die werkseigene Produktionskontrolle muss mindestens die Prifungen entsprechend der
Anlage 5 umfassen.

(3) Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und auszu-
werten. Die Aufzeichnungen mussen mindestens folgende Angaben enthalten:

— Bezeichnung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials und der Bestandteile
— Art der Kontrolle oder Prifung

— Datum der Herstellung und der Prifung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials
oder der Bestandteile

— Ergebnis der Kontrollen und Prifungen und soweit zutreffend Vergleich mit den
Anforderungen

— Unterschrift des fiir die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen.

(4) Die Aufzeichnungen sind mindestens funf Jahre aufzubewahren und der fir die
Fremdiiberwachung eingeschalteten Uberwachungsstelle vorzulegen. Sie sind dem
Deutschen Institut fiir Bautechnik und der zusténdigen obersten Bauaufsichtsbehérde auf
Verlangen vorzulegen.

1.17.1-9/17
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(5) Bei ungenitigendem Priifergebnis sind vom Hersteller unverziiglich die erforderlichen
MaRnahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Bauprodukte, die den Anforderungen
nicht entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit Ubereinstimmenden
ausgeschlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch mdéglich und
zum Nachweis der Mangelbeseitigung erforderlich - die betreffende Prifung unverzuglich zu
wiederholen.

Fremduberwachung

(1) In jedem Herstellwerk sind das Werk und die werkseigene Produktionskontrolle durch
eine Fremdiiberwachung regelméaRig zu Uberpriifen, mindestens jedoch zweimal jahrlich.

(2) Im Rahmen der Fremduberwachung ist eine Erstprifung (EP) der Plan-Hohlblécke und
der Dammstofffullung durchzufiihren.

(3) Die Probenahme und Priifungen obliegen jeweils der anerkannten Uberwachungsstelle.
Es sind mindestens die Prifungen entsprechend den Angaben in der Anlage 5 durch-
zufuhren.

(3) Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremdiberwachung sind mindestens funf Jahre
aufzubewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Uberwachungsstelle dem
Deutschen Institut fir Bautechnik und der zustandigen obersten Bauaufsichtsbehorde auf
Verlangen vorzulegen.

Bestimmungen fir Planung, Bemessung und Ausfihrung

Planung und Bemessung
Statische Berechnung

(1) Fur die Berechnung des Mauerwerks gelten die Bestimmungen der Norm
DIN EN 1996-1-1 in Verbindung mit DIN EN 1996-1-1/NA, DIN EN 1996-1-1/NA/A1 und
DIN EN 1996-1-1/NA/A2 sowie DIN EN 1996-3 in Verbindung mit DIN EN 1996-3/NA,
DIN EN 1996-3/NA/A1 und DIN EN 1996-3/NA/A2 fir Mauerwerk im Dinnbettverfahren
(Mauerwerk mit Dinnbettmortel) ohne StoRfugenvermdértelung, soweit in dieser allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung nichts anderes bestimmt ist.

(2) Der rechnerische Ansatz von zusammengesetzten Querschnitten (siehe z. B.
DIN EN 1996-1-1, Abschnitt 5.5.3) ist nicht zulassig.

(3) Fur die charakteristischen Werte der Eigenlast gilt DIN EN 1991-1-1/NA,
NCI Anhang NA.A, Tabelle NA.A 13.

(4) Bei Mauerwerk, das rechtwinklig zu seiner Ebene belastet wird, dirfen Biegezug-
spannungen nicht in Rechnung gestellt werden. Ist ein rechnerischer Nachweis der
Aufnahme dieser Belastung erforderlich, so darf eine Tragwirkung nur senkrecht zu den
Lagerfugen unter Ausschluss von Biegezugspannungen angenommen werden.

(5) Fur die charakteristischen Werte f, der Druckfestigkeit des Mauerwerks gilt Tabelle 8.

Tabelle 8: Charakteristische Werte f, der Druckfestigkeit

Druckfestigkeitsklasse Charakteristischer Wert f, der
Druckfestigkeit
MN/m?2
2 1,1
4 1,7
6 2,3

(6) Fur die Ermittlung des Bemessungswertes des Tragwiderstandes bei Berechnung nach
DIN EN 1996-1-1 in Verbindung mit DIN EN 1996-1-1/NA ist der Abminderungsfaktor @, zur
Berucksichtigung von  Schlankheit und Ausmitte gem&aR DIN EN 1996-1-1/NA,
NCI Anhang NA.G, zu berechnen.

1.17.1-9/17
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(7) Die  Annahme einer erhthten Teilflachenpressung nach DIN EN 1996-1-1,
Abschnitt 6.1.3, ist unzul&ssig.

(8) Sofern gemafl DIN EN 1996-1-1/NA, NCI zu 5.5.3, bzw. DIN EN 1996-3/NA, NDP
zu 4.1 ()P, ein rechnerischer Nachweis der Schubtragfahigkeit erforderlich ist, ist dieser
nach DIN EN 1996-1-1, Abschnitt 6.2, in Verbindung mit DIN EN 1996-1-1/NA, NCI zu 6.2,
zu fuhren, wobei fir den minimalen Bemessungswert der Querkrafttragfahigkeit Vrq: nur
50 % des sich aus Gleichung (NA.19) bzw. Gleichung (NA.24) ergebenden Wertes in
Rechnung gestellt werden darf.

(9) Bei der Beurteilung eines Gebaudes hinsichtlich des Verzichts auf einen rechnerischen
Nachweis der raumlichen Steifigkeit ist dies entsprechend zu berlicksichtigen.

(10) Fur die Anordnung und Ausfihrung von Schlitzen und Aussparungen gilt
DIN EN 1996-1-1 in Verbindung mit DIN EN 1996-1-1/NA. Abweichend hiervon sind
Horizontalschlitze nur entsprechend DIN EN 1996-1-1/NA, NDP zu 8.6.3 (1), zulassig und
nur, wenn diese bei der Bemessung beriicksichtigt werden. Als Wanddicke ist dabei
naherungsweise die Steinbreite abzlglich der Dicke des Auf3enldngssteges und der Breite
der auReren Kammerreihe anzunehmen. Vertikalschlitze ohne rechnerischen Nachweis sind
entsprechend DIN EN 1996-1-1/NA, NDP zu 8.6.2 (1) zuléssig. Schrage Schlitze sind unzu-
lassig.

Warmeschutz

Fur den rechnerischen Nachweis des Warmeschutzes fir das Mauerwerk aus den
Liapor Warmedammesteinen gelten in Abhangigkeit von der Rohdichteklasse der Steine die
Bemessungswerte der Warmeleitfahigkeit Az nach Tabelle 9.

Tabelle 9: Bemessungswerte der Warmeleitfahigkeit Ag

Rohdichteklasse Bemessungswert der
der Warmeleitfahigkeit Ag
Steine W/(m-K)
0,45 0,08
0,50 0,09
0,55 0,09
0,60 0,10
0,65 0,10
0,70 0,11
0,80 0,12
0,90 0,13

Witterungsschutz

Die AuRenwande sind stets mit einem wirksamen Witterungsschutz zu versehen. Die
SchutzmaRnahmen gegen Feuchtebeanspruchung (z. B. Witterungsschutz bei Auf3en-
wanden mit Putz) sind so zu wahlen, dass eine dauerhafte Uberbriickung der StoRfugen-
bereiche gegeben ist.

Feuerwiderstandsfahigkeit

(1) Die Verwendung von tragenden raumabschlielenden Wéanden aus Mauerwerk aus
Liapor-Warmedammsteinen, an die Anforderungen an die Feuerwiderstandsfahigkeit und
diesbeziiglich die bauaufsichtliche Anforderung® "feuerhemmend" gestellt werden, ist fur die
nachfolgenden Angaben nachgewiesen.

Zuordnung der Feuerwiderstandklassen zu den bauaufsichtlichen Anforderungen gemé&R Muster-
Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen (MVV TB), Teil A, Abschnitt A 2.1.3 in Verbindung mit Anhang
4, Abschnitt 4.1 und Tabelle 4.2.3.
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(2) Fur tragende Pfeiler, tragende nichtraumabschlielende Wandabschnitte und tragende
nichtraumabschlieBRende Wéande ist eine Feuerwiderstandsfahigkeit nicht nachgewiesen,
ebenso die Eignung von Wanden als Brandwénde.

(3) Fur die Klassifizierung des Feuerwiderstandes gemaf Tabelle 10 sind die in DIN 4102-4
und DIN 4102-4/A1, Abschnitte 4.5.2.4 bis 4.5.2.10 festgelegten Randbedingungen einzu-
halten. Zusétzlich sind die Festlegungen von DIN 4102-4, Abschnitt 4.1, zu beachten.

(4) Die ()-Werte gelten fir Wande mit beidseitigem Putz nach DIN 4102-4 und
DIN 4102-4/A1, Abschnitt 4.5.2.10.

(5) Fur die Ermittlung des Ausnutzungsfaktors im Brandfall ¢ gilt DIN EN 1996-1-2/NA, NDP
zu 4.5 (3), Gleichung NA.3.

(6) Fur die Anwendung von Tabelle 10 gilt:

25_%

K‘:—th fir 10< et < 25 1)
114—0,024-Tef t

K= Lh fur Rt <10 (2)
114-0024- "¢ t

Dabei ist:

Net die Knicklange der Wand

t die Dicke der Wand

Tabelle 10: Einstufung des Mauerwerks aus Plan-Hohlblécken nach Anlagen 4 und 5
in Feuerwiderstandsklassen geman DIN 4102-2

tragende raumabschlieRende Wande (1seitige Brandbeanspruchung)
Ausnutzungs- Mindestdicke t in mm fir die
faktor Feuerwiderstandsklasse-
benennung
F 30-AB F 60-AB F 90-AB
Rohdichteklasse = 0,50 o5 < 0,0379 (300) - -

(7) Fur die Bemessung unter Normaltemperatur (Kaltbemessung) gilt im Ubrigen der
Abschnitt 3.1.1.

Ausfuhrung

(1) Fur die Ausfuhrung des Mauerwerks gelten die Bestimmungen der Normen
DIN EN 1996-1-1 in Verbindung mit DIN EN 1996-1-1/NA und DIN EN 1996-2 in Verbindung
mit DIN EN 1996-2/NA, sofern in dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung nichts
anderes bestimmt ist.

(2) Das Mauerwerk ist als Einstein-Mauerwerk im Dinnbettverfahren ohne Stol3fugen-
vermortelung auszufiihren.

(3) Die Verarbeitungsrichtlinien fir den SAKRET-Liapor Plansteinkleber sind zu beachten.
Der Dunnbettmdrtel ist auf die Lagerflachen der vom Staub gereinigten Liapor-Wéarme-

dammsteine vollflachig aufzutragen und gleichm&Rig so zu verteilen, dass eine Fugendicke
von mindestens 1 mm und héchstens 3 mm entsteht.

(4) Die  Liapor-Warmedammsteine  sind dicht aneinander  ("knirsch”)  gemaf
DIN EN 1996-1-1/NA, NCI zu 8.1.5, zu stol3en, anzudriicken und lot- und fluchtgerecht in
ihre endgultige Lage zu bringen.

(5) Hinsichtlich der Zulassigkeit von Schlitzen und Aussparungen siehe Abschnitt 3.1.1 (10).
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4 Normenverzeichnis

DIN EN 197-1:2011-11
DIN EN 772-1:2016-05

DIN EN 772-13:2000-09

DIN EN 772-16:2011-07
DIN EN 772-20:2005-05

EN 998-2:2010

DIN EN 1991-1-1:2010-12

DIN EN 1991-1-1/NA:2010-12

DIN EN 1996-1-1:2013-02

DIN EN 1996-1-1/NA:2012-05

DIN EN 1996-1-1/NA/A1:2014-03

DIN EN 1996-1-1/NA/A2:2015-01

DIN EN 1996-1-2/NA:2013-06

DIN EN 1996-2:2010-12

DIN EN 1996-2/NA:2012-01

DIN EN 1996-3:2010-12
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Zement; Teil 1: Zusammensetzung, Anforderungen und
Konformitatskriterien von Normalzement

Prufverfahren fir Mauersteine — Teil 13; Bestimmung der
Druckfestigkeit

Prufverfahren fir Mauersteine; Teil 13; Bestimmung der
Netto- und Brutto-Trockenrohdichte von Mauersteinen (aul3er
Natursteinen)

Prafverfahren fur Mauersteine; Teil 16: Bestimmung der Malie

Prufverfahren fir Mauersteine; Teil 13: Bestimmung der Eben-
heit von Mauersteinen

Festlegungen fir Mortel im Mauerwerksbau — Teil 2: Mauer-
mortel (in Deutschland umgesetzt durch DIN EN 998-2:2010)

Eurocode 1: Einwirkungen auf Tragwerke — Teil 1-1: Allge-
meine Einwirkungen auf Tragwerke; Wichten, Eigengewicht
und Nutzlasten im Hochbau

Nationaler Anhang — National festgelegte Parameter - Euro-
code 1: Einwirkungen auf Tragwerke — Teil 1-1: Allgemeine
Einwirkungen auf Tragwerke; Wichten, Eigengewicht und
Nutzlasten im Hochbau

Eurocode 6: Bemessung und Konstruktion von Mauerwerks-
bauten — Teil 1-1: Allgemeine Regeln fur bewehrtes und
unbewehrtes Mauerwerk

Nationaler Anhang — National festgelegte Parameter — Euro-
code 6: Bemessung und Konstruktion von Mauerwerksbauten
— Teil 1-1 Allgemeine Regeln fur bewehrtes und unbewehrtes
Mauerwerk

Nationaler Anhang — National festgelegte Parameter —Euro-
code 6: Bemessung und Konstruktion von Mauerwerksbauten
— Teil 1-1: Allgemeine Regeln fir bewehrtes und unbewehrtes
Mauerwerk; Anderung Al

Nationaler Anhang — National festgelegte Parameter —Euro-
code 6: Bemessung und Konstruktion von Mauerwerksbauten
— Teil 1-1: Allgemeine Regeln fir bewehrtes und unbewehrtes
Mauerwerk; Anderung A2

Nationaler Anhang — National festgelegte Parameter — Euro-
code 6: Bemessung und Konstruktion von Mauerwerksbauten
— Teil 1-2: Allgemeine Regeln — Tragwerksbemessung fur den
Brandfall

Eurocode 6: Bemessung und Konstruktion von Mauerwerks-
bauten — Teil 2: Planung, Auswahl der Baustoffe und Aus-
fuhrung von Mauerwerk

Nationaler Anhang — National festgelegte Parameter — Euro-
code 6: Bemessung und Konstruktion von Mauerwerksbauten
— Teil 2: Planung, Auswahl der Baustoffe und Ausfiihrung von
Mauerwerk

Eurocode 6: Bemessung und Konstruktion von Mauerwerks-
bauten — Teil 3: Vereinfachte Berechnungsmethoden fur
unbewehrte Mauerwerksbauten
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DIN EN 13055-1:2002-08

DIN EN 14315-1:2013-04
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Nationaler Anhang — National festgelegte Parameter — Euro-
code 6: Bemessung und Konstruktion von Mauerwerksbauten
— Teil 3: Vereinfachte Berechnungsmethoden fur unbewehrte
Mauerwerksbauten

Nationaler Anhang — National festgelegte Parameter — Euro-
code 6: Bemessung und Konstruktion von Mauerwerksbauten
— Teil 3: Vereinfachte Berechnungsmethoden fur unbewehrte
Mauerwerksbauten; Anderung A1l

Nationaler Anhang — National festgelegte Parameter — Euro-
code 6: Bemessung und Konstruktion von Mauerwerksbauten
— Teil 3: Vereinfachte Berechnungsmethoden fiir unbewehrte
Mauerwerksbauten; Anderung A2

Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Bauteile,
Begriffe, Anforderungen und Prifungen

Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Zusammen-
stellung und Anwendung klassifizierter Baustoffe, Bauteile und
Sonderbauteile

Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen — Teil 4:
Zusammenstellung und Anwendung Klassifizierter Baustoffe,
Bauteile und Sonderbauteile; Anderung Al

Warme- und feuchtetechnisches Verhalten von Baustoffen
und Bauprodukten; Bestimmung der hygroskopischen
Sorptionseigenschaften

Warmetechnisches Verhalten von Baustoffen und Bauproduk-
ten; Bestimmung des Warmedurchlasswiderstandes nach
dem Verfahren mit dem Plattengerat und dem Warmestrom-
messplatten-Gerat; Trockene und feuchte Produkte mit
mittlerem und niedrigem Warmedurchlasswiderstand

Leichte Gesteinskdérnungen; Teil 1: Leichte Gesteins-
koérnungen fur Beton, Mértel und Einpressmortel

Warmedammestoffe fur das Bauwesen — An der Verwendungs-
stelle hergestellter Warmedammstoff aus Polyurethan (PUR)-
und Polyisocyanurat (PIR)-Spritzschaum — Teil 1: Spezi-
fikation fir das Schaumsystem vor dem Einbau

Beglaubigt

1.17.1-9/17
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Mauerwerk aus Plan-Hohlblécken aus Leichtbeton
mit integrierter Warmedammung aus PUR-Hartschaum
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fir

Prufung Prifnorm bzw. - WPK EP FU Wert/Toleranz
vorschrift 2 x
jahrlich

1. Plan-Hohlblécke

1.1 | Ausgangsstoffe des Lieferschein/ Jede X 2111
Leichtbetons Kennzeichnung Lieferung

1.2 |Male DIN EN 772-16 1xje X X 2.1.1.2, Tabelle 1

Fertigungstag®

1.3 | Ebenheit und DIN EN 772-20 1xje X X <1,0 mm
Planparallelitat der DIN EN 772-16 Fertigungstag
Lagerflachen

1.4 | Gesamtlochquerschnitt, DIN EN 772-16 3xje X X 2.1.1.2 und
Kammeranordnung, Fertigungstag Anlagen 1 bis 4
Stegdicken,
Stirnflachenverzahnung

1.5 | Verhéltnis Beton- / DIN EN 772-13 1 x je neue X X 2.1.1.2, Tabelle 2
Steinvolumen Produktions-

form?
1.6 |Druckfestigkeit DIN EN 772-1 3xje Woche® X X 2.1.1.3, Tabelle 3
1.7 | Scherbruchkraft Abschnitt 2.1.1.3, - X X 2.1.1.3, Tabelle 4
(2) und (3)

1.8 | Rohdichte ohne DIN EN 772-13, 1xje X X 2.1.1.3, Tabelle 5
Dammstofffiillung 7.3 Fertigungstag4

1.9 | Absorptionsfeuchtegehalt. | DIN EN ISO 12571 | Ya jf:ihrlich5 X jahrlich | < 2,1 Masse-%
bei 23°C /80 % rel. F.

1.10 | Warmeleitfahigkeit DIN EN 12664 - x° | jahrlich |2.1.1.4

1.11 | Kennzeichnung visuell laufend X 221

2. Dammstoffflullung

2.1 |Polyurethan (PUR)- DIN EN 14315-1 X X X 2.1.2, Tabelle 7
Hartschaum nach
EN 14315-1

2.2 |volistandige Verflllung der | Inaugenschein- laufend X X vollstandig
Kammern nahme verfullt

Die Priifung der Steinhdhe hat an 3 Plan-Hohlblécken je Fertigungstag zu erfolgen
spatestens aber nach 30.000 Produktionstakten bei jedem gefertigten Format

verteilt auf die Produktion verschiedener Tage je Fertigungswoche, Format, Festigkeits- und Rohdichteklasse, mindestens aber je

1000 m?3 verarbeiteten Leichtbetons
und je gefertigten Format

Die Haufigkeit darf auf einmal jahrlich reduziert werden, wenn die standige Einhaltung der Anforderung tber mindestens zwei Jahre

nachgewiesen wurde

durch eine hierfur anerkannte Stelle; an mindestens 3 Probekdrpern

Mauerwerk aus Plan-Hohlblécken aus Leichtbeton
mit integrierter Warmedammung aus PUR-Hartschaum

Kontrollplan der werkseigenen Produktionskontrolle (WPK), der Fremdiiberwachung (FU)
und der Erstprifung (EP) der Plan-Hohlblocke

Anlage 5

Z744666.17
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Wesentliches Merkmal ,AD?;cErllllttgggczh Wert/Kategorie/Klasse
Bezeichnung - SAKRET Liapor Plansteinkleber PSK
Herstellwerk Kalkwerk RYGOL GmbH & Co. KG, SAKRET
- Trockenbaustoffe,

Deuerlinger Stral3e 43, 93351 Painten b. Kelheim
Druckfestigkeit 5.4.1 Kategorie M 10
Verbundfestigkeit 5.4.2 20,30 N/mmz2 *
Cesieinskomung 55.2 <1,0mm
Verarbeitbarkeitszeit 5.2.1 24h
Korrigierbarkeitszeit 5.5.3 27 min
Chloridgehalt 52.2 bezogen auf difaq:rloi\:ﬂkaeisrﬁzfse des Mortels
Wasserdampfdurchlassigkeit 5.4.4 u=15/35
Trockenrohdichte des Festmortels 5.4.5 2 700 kg/m? und < 800 kg/m3
Warmeleitfahigkeit A10dry,mat 5.4.6 < 0,18 W/(m-K)
Brandverhalten 5.6 Klasse Al
" charakteristische Anfangsscherfestigkeit, nachgewiesen mit Kalksand-Referenzstein nach DIN V 20000-412,

Abschnitt 6, Tabelle 3 oder Liapor SL Plus-Steinen

Mauerwerk aus Plan-Hohlblécken aus Leichtbeton
mit integrierter Warmedammung aus PUR-Hartschaum

Anl
Produktbeschreibung des Dinnbettmortels niage 6

723258.18 1.17.1-9/17



