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Gegenstand dieses Bescheides:
Brandschutzstein "ZZ-Brandschutzstein 200 BDS-N" und Kabelabschottung

(Kombiabschottung) "Kombischott ZZ-Steine 200 BDS-N" der Feuerwiderstandsklasse S 90
nach DIN 4102-9

Der oben genannte Regelungsgegenstand wird hiermit allgemein bauaufsichtlich
zugelassen/genehmigt.

Dieser Bescheid umfasst 17 Seiten und 25 Anlagen.

Diese allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/allgemeine Bauartgenehmigung ersetzt die allgemeine
bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z-19.15-1182 vom 17. Dezember 2015.
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ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Mit diesem Bescheid ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit des Regelungsgegenstan-
des im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

Dieser Bescheid ersetzt nicht die fur die Durchfiihrung von Bauvorhaben gesetzlich vorge-
schriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigungen.

Dieser Bescheid wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbesondere privater Schutzrechte,
erteilt.

Dem Verwender bzw. Anwender des Regelungsgegenstandes sind, unbeschadet weiter
gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen”, Kopien dieses Bescheides zur
Verfigung zu stellen. Zudem ist der Verwender bzw. Anwender des Regelungsgegenstan-
des darauf hinzuweisen, dass dieser Bescheid an der Verwendungs- bzw. Anwendungs-
stelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behdrden ebenfalls Kopien zur
Verflgung zu stellen.

Dieser Bescheid darf nur vollstandig vervielfaltigt werden. Eine auszugsweise Veroffentli-
chung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fir Bautechnik. Texte und
Zeichnungen von Werbeschriften diirfen diesem Bescheid nicht widersprechen, Uberset-
zungen mussen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fir Bautechnik nicht geprifte
Ubersetzung der deutschen Originalfassung" enthalten.

Dieser Bescheid wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen kdénnen nachtraglich erganzt
und geadndert werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.

Dieser Bescheid bezieht sich auf die von dem Antragsteller gemachten Angaben und
vorgelegten Dokumente. Eine Anderung dieser Grundlagen wird von diesem Bescheid nicht
erfasst und ist dem Deutschen Institut fir Bautechnik unverzuglich offenzulegen.

Die von diesem Bescheid umfasste allgemeine Bauartgenehmigung gilt zugleich als allge-
meine bauaufsichtliche Zulassung fir die Bauart.
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BESONDERE BESTIMMUNGEN
Regelungsgegenstand und Verwendungs- bzw. Anwendungsbereich

Regelungsgegenstand

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/allgemeine Bauartgenehmigung gilt fur die
Herstellung des "ZZ-Brandschutzstein 200 BDS-N" und die Errichtung der Kabelabschottung
mit Moglichkeit der Rohrdurchfiihrung (sog. Kombiabschottung), "Kombischott ZZ-Steine
200 BDS-N" genannt, als Bauart der

- Feuerwiderstandsklasse S 90 nach DIN 4102-9'. Die Kombiabschottung dient zum
Schlieen von Offnungen in mindestens feuerbestandigen inneren Wanden und Decken
nach Abschnitt 1.2.1,

durch die elektrische Leitungen und/oder Rohre nach Abschnitt 1.2.4 hindurchgefihrt
wurden, und verhindert fiir eine Feuerwiderstandsdauer von 90 Minuten die Ubertragung von
Feuer und Rauch durch diese Offnungen.

Die Kombiabschottung besteht im Wesentlichen aus Formteilen, ggf. sog. Glasgewebestrei-
fen, dammschichtbildenden Baustoffen sowie — in Abhangigkeit von den durchgefiihrten
Installationen — ggf. aus Streckenisolierungen und/oder Rohrmanschetten. Die Kombi-
abschottung ist geméanr Abschnitt 3 aus den Bauprodukten nach Abschnitt 2 herzustellen.

Die Dicke der Kombiabschottung muss mindestens 20 cm betragen. Die Abmessungen der
Kombiabschottung ergeben sich aus der GroRRe der zu verschlieRenden Bauteil6ffnung
(s. Abschnitt 1.2.3).

Anwendungsbereich

Die Kombiabschottung darf in Wanden und Decken aus Beton bzw. Stahlbeton oder
Porenbeton, in Mauerwerkswénden aus nichtbrennbaren® Materialien ohne Hohlraume im
Bereich der Durchfilhrung sowie in leichten Trennwanden® errichtet werden. Die Wande und
Decken mussen den Technischen Baubestimmungen entsprechen und hinsichtlich der
bauaufsichtlichen Anforderung an die Feuerwiderstandsfahigkeit* mindestens feuerbestandig
sein (s. Abschnitte 3.1.1 und 3.1.2).

Die Dicke der Wande muss mindestens 10 cm und die der Decken mindestens 15 cm betra-
gen.

Die Kombiabschottung darf auch in

— mindestens 8 cm dicke nichttragende, raumabschlieBende Wandkonstruktionen nach
DIN 4102-4°, Tabelle 9.1, der Feuerwiderstandsklasse F 90 (feuerbestandig), Benennung
(Kurzbezeichnung) F 90-AB, nach DIN 4102-2° und

— mindestens 4,2cm dicke nichttragende, raumabschlieRende Wandkonstruktionen
"PRIOWALL EI90" bzw. "RB EI90" der Feuerwiderstandsklasse EI 90 (feuerbestandig)
nach DIN EN 13501-2’

DIN 4102-9:1990-05 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Kabelabschottungen; Begriffe, Anfor-
derungen und Prifungen

Die Zuordnung der klassifizierten Eigenschaften des Brandverhaltens zu den bauaufsichtlichen Anforderungen

erfolgt gemanR der Technischen Regel A 2.2.1.2, "Bauaufsichtliche Anforderungen, Zuordnung der Klassen,

Nichttragende Trennwande in Standerbauart mit Stahlunterkonstruktion und beidseitiger Beplankung aus

Gipskarton-Feuerschutzplatten oder nichtbrennbaren zement- bzw. gipsgebundenen Bauplatten

Die Zuordnung der Feuerwiderstandsklassen zu den bauaufsichtlichen Anforderungen erfolgt geméaR der

Technischen Regel A 2.2.1.2, "Bauaufsichtliche Anforderungen, Zuordnung der Klassen, Verwendung von

Bauprodukten, Anwendung von Bauarten" der Muster-Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen

(MVVTB) Ausgabe 2017/1, Anhang 4, Abschnitt 6

DIN 4102-4:2016-05 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Zusammenstellung und Anwendung
klassifizierter Baustoffe, Bauteile und Sonderbauteile
DIN 4102-2:1977-09 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Bauteile, Begriffe, Anforderungen

und Prufungen
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eingebaut werden (s. Abschnitte 3.1.3 und 3.1.4).

Im Bereich der zu verschlieBenden Bauteil6ffnung missen die Wande und Decken — ggf.
unter Verwendung von Rahmen oder Aufleistungen nach Abschnitt 2.1.4 — auf mindestens
20 cm verstarkt werden (s. Abschnitt 3.3.3).

Die Abmessungen der zu verschlieBenden Bauteil6ffnung dirfen die Mal3e der Tabelle 1
nicht berschreiten:

Tabelle 1

Bauteil Breite x Hohe [mm]
Massivwéande 1000 x 1000

leichte Trennwande 840 x 570 oder 570 x 840
nichttragende Wandkonstruktionen nach 840 x 570 oder 570 x 840
Abschnitt 3.1.3

nichttragende Wandkonstruktionen nach 584 x 584

Abschnitt 3.1.4 (z. B. "PRIOWALL EI90")

Massivdecken 700%*; die Lange ist nicht begrenzt

*  Schottbereiche ohne Installationen sind ggf. mit MaBnahmen gemaf Abschnitt 3.3.6.7 zu versehen.

Die Kombiabschottung darf zum SchlieRen von Offnungen verwendet werden, durch
die - abhangig von der Bauteilart (s. Abschnitt 3.2) - eine oder mehrere der folgenden
Installationen hindurchgefiihrt wurden®:

Kabel und Kabeltragekonstruktionen
— Elektrokabel und -leitungen aller Arten (auch Lichtwellenleiter), die im Inneren keine

Hohlrdaume aufweisen (Die GroRRe des Gesamtleiterquerschnitts des einzelnen Kabels ist
nicht begrenzt.).

— Kabelbiindel mit einem Durchmesser < 100 mm aus parallel verlaufenden, dicht gepack-
ten und miteinander fest verschnirten, verndhten oder verschweildten Kabeln (Aufl3en-
durchmesser des Einzelkabels <21 mm)

— Kabeltragekonstruktionen (Kabelrinnen, -pritschen, -leitern) aus Stahl-, Aluminium- oder
Kunststoffprofilen

Einzelne Leitungen fir Steuerungszwecke

— Rohre aus Stahl oder Kunststoff mit einem Auf3endurchmesser < 15 mm
Koaxialkabel

— Koaxialkabel mit einer Grofde < 1-5/8" bzw. < 2-1/4" (s. Anlage 1)
Bundelrohre (Mikrorohre)

— Bundelrohre "speed pipe"

— wahlweise mit Lichtwellenleitern belegt

Elektro-Installationsrohre

— biegsame oder starre Elektro-Installationsrohre aus Kunststoff gemaR DIN EN 61386-22°
bzw. DIN EN 61386-21" mit einem AuRendurchmesser < 63 mm

— wahlweise mit Kabeln nach Abschnitt 1.2.4.1

DIN EN 13501-2:2016-12 Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brandverhalten - Teil 2:

Technische Bestimmungen fiir die Ausfuhrung der Leitungsanlagen und die Zuldssigkeit von

Leitungsdurchfiihrungen bleiben unberthrt.

DIN EN 61386-22:2011-12 Elektroinstallationsrohrsysteme fur elektrische Energie und fir Informationen —
Teil 22: Besondere Anforderungen fiir biegsam Elektroinstallationsrohrsysteme

DIN EN 61386-21:2011-12 Elektroinstallationsrohrsysteme fur elektrische Energie und fur Informationen —
Teil 21: Besondere Anforderungen fir starre Elektroinstallationsrohrsysteme

1.19.15-113/14
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— Die Elektro-Installationsrohre aus Kunststoff dirfen als Biindel mit einem AuRendurch-
messer < 100 mm durch die Bauteil6ffnung gefuhrt werden.

Rohre aus thermoplastischen Kunststoffen

— Rohrwerkstoffe gemafd Abschnitt 3.2 (abhéngig von der Bauteildicke und der Art der
Rohrleitungsanlage)

— Abmessungen der Rohre'* gemaR Abschnitt 3.2
— Die Rohre mussen — abhangig vom Rohrmaterial und den Rohrabmessungen —

a) fir Rohrleitungsanlagen fir nichtbrennbare Flissigkeiten und fiir nichtbrennbare Gase
(mit Ausnahme von Luftungsleitungen), fir Rohrpostleitungen (Fahrrohre) oder fir
Staubsaugleitungen,

b) fur Rohrleitungsanlagen fir Trinkwasser-, Kalte- und Heizleitungen
bestimmt sein (s. Abschnitt 3.2).
— Die Rohre missen senkrecht zur Bauteiloberflache angeordnet sein.
— Die Rohre diirfen ggf. mit Isolierungen versehen sein.
Nichtbrennbare Rohre
— Rohre aus Stahl, Edelstahl, Stahlguss oder aus Kupfer
— Abmessungen der Rohre™ gemafR Abschnitt 3.2

— Die Rohre mussen fur Rohrleitungsanlagen fur nichtbrennbare oder brennbare Flissig-
keiten oder Gase (mit Ausnahme von Luftungsleitungen), fir Rohrpostleitungen (Fahr-
rohre) oder fur Staubsaugleitungen bestimmt sein.

Die Rohre missen senkrecht zur Bauteiloberflache angeordnet sein.
Hydraulikdruckleitungen "AEROQUIP"

— Hydraulikdruckleitungen der Marke "AEROQUIP", Typ "GH 793-..."** der Firma
"AEROQUIP GMBH", 82205 Gilching, bestehend aus synthetischem Gummi und zwei
Drahtgeflechten

— Abmessungen der Leitungen™ gemaR Abschnitt 3.2

Die Kombiabschottung darf auch zum SchlieRen von Offnungen angewendet werden, durch
die noch keine Installationen hindurchgefiihrt wurden (sog. Reserveabschottungen). Nach-
tragliche Anderungen an der Schottbelegung diirfen vorgenommen werden (s. Abschnitt 4).

Andere Teile oder Hilfskonstruktionen sowie andere Leitungen als nach Abschnitt 1.2.4 dir-
fen nicht durch die zu verschlieRende Bauteil6ffnung hindurchgefiihrt werden.

Bei Durchfuihrungen von Rohren nach Abschnitt 1.2.4.6 gilt:

Die Abschottung darf an pneumatischen Férderanlagen, Druckluftleitungen o. A. nur ange-
wendet werden, wenn sichergestellt ist, dass die Rohrleitungsanlage im Brandfall abge-
schaltet wird.

Die Verhinderung der Brandubertragung uber die Medien in den Rohrleitungen, die Verhin-
derung des Austretens gefahrlicher Flissigkeiten oder Gase bei Zerstérung der Leitungen
unter Brandeinwirkung und die Verhinderung von Zerstérungen an den angrenzenden,
raumabschlieBenden Bauteilen sowie an den Rohrleitungen selbst, hervorgerufen durch
temperaturbedingte Zwangungskréfte, sind mit dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulas-
sung/allgemeinen Bauartgenehmigung nicht nachgewiesen. Diesen Risiken ist durch Anord-
nung geeigneter MalBnahmen bei der Konzeption bzw. bei der Installation der Rohrleitungen
Rechnung zu tragen. Im Bereich von nichtisolierten Metall-Rohren muss bei einer Brandbe-
anspruchung nach der Einheitstemperaturzeitkurve (ETK) nach DIN 4102-2° mit Langendeh-
nungen > 10 mm/m gerechnet werden.

RohrauRendurchmesser (da) und Rohrwandstarke (s); Nennwerte nach den Normen bzw. allgemeinen bauaufsicht-
lichen Zulassungen
Aufbau und Zusammensetzung sind beim Deutschen Institut fur Bautechnik hinterlegt.

1.19.15-113/14
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Fur die Anwendung der Kombiabschottung in anderen Bauteilen — z. B. in Decken, deren
Zuordnung in eine Feuerwiderstandsklasse nach DIN 4102 nur mit Hilfe einer feuerwider-
standsfahigen Unterdecke mdglich ist, oder in leichten Trennwé&nden bzw. nichttragenden,
raumabschlielende Wandkonstruktionen anderer Bauarten als nach den Abschnitten 3.1.2
bis 3.1.4 — oder fir Installationen anderer Anwendungsbereiche oder aus anderen Werk-
stoffen oder mit anderem Aufbau als nach Abschnitt 1.2.4 ist die Anwendbarkeit gesondert
nachzuweisen.

Die im Folgenden beschriebenen und in den Anlagezeichnungen dargestellten Ausfihrun-
gen stellen Mindestanforderungen zur Erflllung der Anforderungen an den Brandschutz dar.

Sofern bauaufsichtliche Anforderungen an den Schall- oder Warmeschutz gestellt werden,
sind entsprechende Nachweise anwendungsbezogen zu fihren.

Es ist im Ubrigen sicherzustellen, dass durch den Einbau der Abschottung die Standsicher-
heit des angrenzenden Bauteils — auch im Brandfall — nicht beeintrachtigt wird.

Die Vorschriften anderer Rechtsbereiche bleiben unberihrt.
Bestimmungen fir die Bauprodukte

Eigenschaften und Zusammensetzungen
Formteile

Die Formteile mussen aus dem dammschichtbildenden Baustoff "ZZ-Brandschutzschaum
BDS-N", Variante A (Formsteine, Matten und Vakuumsteine) bzw. Variante D (Nachinstalla-
tionskeile), gemal allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Nr. Z-19.11-1599 bestehen und
eine Rohdichte von (270 + 30) kg/m? aufweisen.

Die Formsteine ("ZZ-Brandschutzstein 200 BDS-N"), Matten (mit dem Zusatzvermerk
"Mattenform”), Vakuumsteine ("ZZ-Vakuumstein 200 BDS-N") und Nachinstallationskeile
("ZZ-Nachinstallationskeil 200 BDS-N"), missen den Angaben der Anlagen 10 und 11 ent-
sprechen.

Rohrmanschetten

An Rohren gemaf Abschnitt 1.2.4.6. mit Rohrauf3endurchmessern > 110 mm bis 160 mm
mussen Rohrmanschetten Typ "ZZ-Manschette Typ A" bzw. "ZZ-Manschette Typ AS" nach
der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Nr. Z-19.17-1659 angebracht werden.

Dammschichtbildender Baustoff

Zum VerschlieBen der Zwischenrdume, Fugen und der Enden von Bundelrohren
(Mikrorohren) nach Abschnitt 1.2.4.4 und Elektro-Installationsrohren nach Abschnitt 1.2.4.5
muss der dammschichtbildende Baustoff "ZZ-Masse NE" bzw. "ZZ-Brandschutzmasse
BDS-N" gemal allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Nr. Z-19.11-1600 verwendet
werden.

Alternativ kann der dammschichtbildende Baustoff "ZZ-Brandschutzschaum 2K NE" gemanR
allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Nr. Z-19.11-1599 verwendet werden.

Werkseitig vorgefertigte Aufleistungen und Rahmen

Bei Einbau in Massivbauteile mit einer Dicke <20 cm, bei Einbau in leichte Trennwéande und
bei Einbau in nichttragende, raumabschliefende Wandkonstruktionen nach Abschnitt 3.1.3

sind fiir die Aufleistungen oder Rahmen Streifen aus nichtbrennbaren® Bauplatten (GKF-,
Gipsfaser- oder Kalzium-Silikat-Platten) zu verwenden (s. Abschnitt 3.3.3).

1.19.15-113/14
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Bei Einbau in nichttragende, raumabschlieBende Wandkonstruktionen nach Abschnitt 3.1.4
sind fur die Aufleistungen und Rahmen Streifen aus 42 mm dicken Gipsfaserplatten
"PRIODEK H-..." gemal allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Nr. Z-56.424-932 bzw.
Nr. Z-56.424-933 zu verwenden.

Streckenisolierungen

Streckenisolierungen

An den Rohren nach Abschnitt 1.2.4.7 ist eine Streckenisolierung aus Mineralwollematten
oder Mineralwolleschalen vorzusehen. Im Genehmigungsverfahren sind nur die in Tabelle 2
aufgefiihrten Bauprodukte nach DIN EN 14303" oder allgemeinem bauaufsichtlichen
Prifzeugnis mit folgenden Kennwerten (Angaben des Herstellers) als geeignet nachge-
wiesen: nichtbrennbar?, Nennrohdichte mindestens 90 kg/m3, Schmelzpunkt = 1000 °C nach
DIN 4102-17*.

Es dirfen wahlweise die in der Tabelle 2 aufgefiihrten Bauprodukte verwendet werden.
Tabelle 2

Mineralfasermatte bzw. Mineralfaserschale Rohdichte'® | Leistungserklarung
[kg/m3]

"ROCKWOOL Lapinus Rohrschale 800" der 90 - 115 DE0721011501 vom

Firma Rockwool Lapinus Productie B. V. 06.08.2015

"ProRox PS 960" der Firma Rockwool 125 PROPS960NL-02 vom

Technical Insulation 01.07.2016

"ProRox WM 960" der Firma Deutsche 100 PROWM960D-02 vom

Rockwool Mineralwoll GmbH & Co. OHG, 01.04.2017

45966 Gladbeck

"Conlit 150 U" der Firma Deutsche Rockwool 150 P-NDS04-417 vom

Mineralwoll GmbH & Co. OHG, 45966 23.03.2016

Gladbeck

Die Streckenisolierungen durfen wahlweise mit einer 0,35 mm bis 1 mm dicken Umman-
telung aus PVC-hart oder einer 0,6 mm bis 1 mm dicken &uRRere Bekleidung aus Stahlblech,
das ausreichend gegen Korrosion geschiitzt sein muss, versehen sein.

Streckenisolierungen aus flexiblem Elastomerschaum (FEF)

Ggf. durfen an den Rohren nach Abschnitt 1.2.4.7 Streckenisolierungen aus flexiblem
Elastomerschaum geman DIN EN 14304'® angeordnet werden.

Es dirfen wahlweise die in der Tabelle 3 aufgefiihrten Produkte verwendet werden.

DIN EN 14303:2016-08 Warmedammstoffe  fur die technische  Geb&audeausrustung und  fur
betriebstechnische Anlagen in der Industrie - Werkmafig hergestellte Produkte aus
Mineralwolle (MW) - Spezifikation

DIN 4102-17:12017-12 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Schmelzpunkt von Mineralfaser-
Dammstoffen; Begriffe, Anforderungen, Prifung

Nennwert

DIN EN 14304:2010-03 Warmedammstoffe fur die technische Geb&udeausristung und fir betriebstech-
nische Anlagen in der Industrie — Werkm&Rig hergestellte Produkte aus flexiblem
Elastomerschaum (FEF)

1.19.15-113/14
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GmbH, 48153 Mnster 0543-CPR-2016 vom 01.04.2016

"NH/Armaflex"*’ der Firma Armacell | 9-31
GmbH, 48153 Minster

"SH/Armaflex" der Firma Armacell 9-31
GmbH, 48153 Minster

"Kaiflex-KKplus" der Firma Wilhelm 9-31 |DoP KKplus 11082016001 vom 11.08.2016
Kaimann GmbH & Co.KG, 33161

0543-CPR-2013-015 vom 01.01.2015

0543-CPR-2013 vom 01.01.2015

Hovelhof
"FLEXEN Kaltekautschuk Plus" der | 9-31 |LE 5258501006_00_ M_flexen_ Kaltekautsc
Firma Wurth GmbH & Co. KG, huk_Plus vom 12.11.2014

74653 Kinzelsau

Streckenisolierung aus "FOAMGLAS"

Ggf. durfen an Rohren nach Abschnitt 1.2.4.7 bei Einbau der Abschottung in Wanden und
Decken 25 mm bis 50 mm dicke Streckenisolierungen aus "FOAMGLAS" verwendet werden.
Im Genehmigungsverfahren sind nur die "FOAMGLAS"-Rohrschalen der Firma Deutsche
FOAMGLAS GmbH, 42781 Haan nach DIN EN 14305 und der Leistungserklarung CPR-
2014-DoP n 100010015 vom 01.01.2014 mit folgenden Kennwerten (Angaben des
Herstellers) als geeignet nachgewiesen: nichtbrennbar”, Rohdichte 110 kg/ms3 bis 150 kg/m3,
Erweichungspunkt mindestens 700 °C.

Glasgewebestreifen

Die bei Deckeneinbau ggf. einzulegenden Glasgewebestreifen*” miissen eine Breite von
20 cm aufweisen und in ihrer Lange der Schottbreite entsprechen.

Herstellung und Kennzeichnung

Allgemeines

Die fur die Herstellung der Kombiabschottung zu verwendenden Bauprodukte missen

— den Bestimmungen des Abschnitts 2.1.1 bis 2.1.6 entsprechen und

— verwendbar sein im Sinne der Bestimmungen zu den jeweiligen Bauprodukten in der je-
weiligen Landesbauordnung.

Kennzeichnung
Kennzeichnung der Bauprodukte nach den Abschnitten 2.1.1, 2.1.4 und 2.1.6

Jede Verpackung der Formteile, der werkseitig hergestellten Aufleistungen und Rahmen
sowie der Glasgewebestreifen nach der von diesem Bescheid erfassten allgemeinen bau-
aufsichtlichen Zulassung muss vom Hersteller mit dem Ubereinstimmungszeichen
(U-Zeichen) nach den Ubereinstimmungszeichen-Verordnungen der Lander gekennzeichnet
werden. Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach
Abschnitt 2.3 erfullt sind.

Die Isolierung muss der bei der Zulassungsprufung verwendeten entsprechen.

DIN EN 14305:2013-04 Warmedammstoffe  fur die technische  Geb&audeausrustung und  fur
betriebstechnische Anlagen in der Industrie — WerkméaRig hergestellte Produkte aus
Schaumglas (CG) — Spezifikation
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Jede Verpackungseinheit der Formteile, der werkseitig hergestellten Aufleistungen und Rah-
men sowie der Glasgewebestreifen muss einen Aufdruck oder Aufkleber mit folgenden
Angaben erhalten:

"ZZ-Brandschutzstein 200 BDS-N" (ggf. mit dem Zusatzvermerk "Mattenform™),
"ZZ-Vakuumsteine 200 BDS-N", "ZZ-Nachinstallationskeile 200 BDS-N",
Aufleistungen bzw. Rahmen (mit Angabe des jew. Materials) oder Glasgewebestreifen
fir Kombiabschottungen "Kombischott ZZ-Steine 200 BDS-N"

— Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) mit
— Name des Herstellers
— Zulassungsnummer: Z-19.15-1182

— Herstellwerk

— Herstellungsjahr: ...

Kennzeichnung der Kombiabschottung

Jede Kombiabschottung nach der von diesem Bescheid erfassten allgemeinen bauauf-
sichtlichen Zulassung ist vom Errichter mit einem Schild dauerhaft zu kennzeichnen, das
folgende Angaben enthalten muss:

— Kombiabschottung "Kombischott ZZ-Steine 200 BDS-N"
der Feuerwiderstandsklasse S 90
nach Zul.-Nr.: Z-19.15-1182

— Name des Herstellers der Kombiabschottung (Errichter)

— Herstellungsjahr: ....

Das Schild ist jeweils neben der Kombiabschottung am Bauteil zu befestigen.
Einbauanleitung

Jede Verpackungseinheit der Formteile nach der von diesem Bescheid erfassten allge-
meinen bauaufsichtlichen Zulassung ist mit einer Einbauanleitung auszuliefern, die der
Antragsteller in Ubereinstimmung mit diesem Bescheid erstellt hat und die alle zur Montage
und zur Nutzung erforderlichen Daten, Mafl3gaben und Hinweise enthélt, z. B.:

— Art und Mindestdicken der Bauteile, in die die Abschottung eingebaut werden darf,

— Grundsatze fir den Einbau der Abschottung mit Angaben Uber die daflir zu verwenden-
den Baustoffe (z. B. dammschichtbildende Baustoffe),

— Anweisungen zum Einbau der Abschottung und zu notwendigen Absténden,
— Hinweise auf zuldssige Verankerungs- oder Befestigungsmittel,

— Hinweise auf die Reihenfolge der Arbeitsvorgange.

— Hinweise auf zulassige Anderungen (z. B. Nachbelegung)

Ubereinstimmungsnachweis
Allgemeines

Die Bestatigung der Ubereinstimmung der Formteile nach Abschnitt 2.1.1, der werkseitig
hergestellten Aufleistungen und Rahmen nach Abschnitt 2.1.4 sowie der Glasgewebestreifen
nach Abschnitt 2.1.6 mit den Bestimmungen der von diesem Bescheid erfassten allgemei-
nen bauaufsichtlichen Zulassung muss fiir jedes Herstellwerk mit einer Ubereinstimmungs-
erklarung des Herstellers auf der Grundlage einer Erstprifung durch den Hersteller und
einer werkseigenen Produktionskontrolle erfolgen. Die Ubereinstimmungserklarung hat der
Hersteller durch Kennzeichnung der Bauprodukte mit dem Ubereinstimmungszeichen
(U-Zeichen) unter Hinweis auf den Verwendungszweck abzugeben.

Werkseigene Produktionskontrolle

In jedem Herstellwerk der Formteile nach Abschnitt 2.1.1, der werkseitig hergestellten
Aufleistungen und Rahmen nach Abschnitt 2.1.4 sowie der Glasgewebestreifen nach

1.19.15-113/14
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Abschnitt 2.1.6 ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durchzufihren.
Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzunehmende kontinuier-
liche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicherstellt, dass die von ihm
hergestellten Bauprodukte den Bestimmungen der von diesem Bescheid erfassten allgemei-
nen bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen.

Die werkseigene Produktionskontrolle der Formteile, der der werkseitig hergestellten Aufleis-
tungen und Rahmen sowie der Glasgewebestreifen soll mindestens die im Folgenden auf-
gefiihrten Malinahmen einschliel3en:

— Prifung, dass fir die Herstellung der Bauprodukte ausschlie3lich die in der von diesem
Bescheid erfassten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung geforderten Baustoffe
verwendet werden,

— Prifung der Rohdichte der Formteile mindestens einmal je Herstellungstag bei stéandiger
Fertigung bzw. einmal pro Charge bei nichtstandiger Fertigung bzw.

— Prifung der Beschaffenheit und Abmessungen der Bauprodukte.

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen. Die Aufzeich-
nungen mussen mindestens folgende Angaben enthalten:

— Bezeichnung der Bauprodukte bzw. des Ausgangsmaterials
— Art der Kontrolle oder Prifung
— Datum der Herstellung und der Prifung der Bauprodukte bzw. des Ausgangsmaterials

— Ergebnis der Kontrollen und Prifungen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den Anfor-
derungen

— Unterschrift des fir die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen

Die Aufzeichnungen sind mindestens funf Jahre aufzubewahren. Sie sind dem Deutschen
Institut fir Bautechnik und der zustandigen obersten Bauaufsichtsbehdrde auf Verlangen
vorzulegen.

Bei ungeniigendem Priifergebnis sind vom Hersteller unverziglich die erforderlichen Malf3-
nahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Bauprodukte, die den Anforderungen nicht
entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit (bereinstimmenden ausge-
schlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist — soweit technisch méglich und zum
Nachweis der Mangelbeseitigung erforderlich — die betreffende Prifung unverziglich zu
wiederholen.

Bestimmungen fur Planung, Bemessung und Ausfihrung

Bauteile
Die Kombiabschottung darf in

— Mauerwerkswanden aus nichtbrennbaren® Materialien ohne Hohlrdume im Bereich der
Durchfiihrung,

— Wanden und Decken aus Beton bzw. Stahlbeton oder aus Porenbeton,
— leichten Trennwanden® nach Abschnitt 3.1.2

— nichttragende, raumabschlieRende Wandkonstruktionen nach den Abschnitten 3.1.3 und
314

errichtet werden.
Die Wande und Decken missen den Bestimmungen des Abschnitts 1.2.1 entsprechen.

Die Kombiabschottung darf in leichte Trennwande in Standerbauart mit Stahlunterkonstruk-
tion und beidseitiger Beplankung aus nichtbrennbaren® zement- bzw. gipsgebundenen
Bauplatten eingebaut werden, wenn die Wéande der Feuerwiderstandsklasse F 90 nach

1.19.15-113/14
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DIN 4102-4* entsprechen oder die Feuerwiderstandsklasse F 90 durch ein allgemeines
bauaufsichtliches Priifzeugnis nachgewiesen ist.

Die Kombiabschottung darf in nichttragende, raumabschlieRende Wandkonstruktionen aus
mindestens 80 mm dicken, nichtbrennbaren® Gips-Wandbau-Platten nach DIN 12859
eingebaut werden. Die Rohdichte der Gips-Wandbau-Platten muss mindestens 0,6 kg/dm3
betragen. Der Aufbau dieser Wande muss im Ubrigen den Bestimmungen von DIN 4102-4°
fur Wénde der Feuerwiderstandsklasse F 90 aus Gips-Wandbau-Platten entsprechen.

Die Kombiabschottung darf in nichttragende, raumabschlieRende Wandkonstruktionen
"PRIOWALL EI90" bzw. "RB EI90" nach allgemeinem bauaufsichtlichen Priifzeugnis
Nr. P-2009-B-2938 eingebaut werden.

Im Bereich der Bauteil6ffnungen sind Rahmen und Aufleistungen entsprechend
Abschnitt 3.3.4 anzuordnen.

Die Offnung darf auch im Bereich der Wandfugen angeordnet sein.

In leichten Trennwanden nach Abschnitt 3.1.2 ist das Standerwerk durch zusétzlich anzuord-
nende Wandstiele und durch Riegel so zu ergédnzen, dass diese die Laibung der Wandoff-
nung fur die vorgesehene Kombiabschottung bilden. Die vertikalen bzw. horizontalen Strahl-
profile missen dabei nicht mechanisch miteinander verbunden werden. Die Wandbe-
plankung muss auf diesen Stahlblechprofilen in bestimmungsgemafRer Weise befestigt
werden.

Auf die Ausbildung von zusatzlichen Riegeln und Standern darf verzichtet werden
— bei einem lichten Abstand der Stander von maximal 62,5 cm oder

— bei einem lichten Abstand der Stander tber 62,5 cm, wenn die lichte Offnung nicht
groRRer als 30 cm x 30 cm ist.

Falls die Dicke der Wéande und Decken, in die die Kombiabschottung eingebaut werden soll,
weniger als 20 cm betréagt, sind im Bereich der Bauteil6ffnung Aufleistungen oder Rahmen
gemal Abschnitt 3.3.5 anzuordnen.

Der Sturz oder die Decke Uber der Kombiabschottung muss statisch und brandschutztech-
nisch so bemessen sein, dass die Kombiabschottung (auf3er inrem Eigengewicht) keine zu-
satzliche vertikale Belastung erhalt.

Bei Einbau in leichte Trennwande, Massivwande oder Decken muss der Abstand der zu
verschlieRenden Bauteiloffnung zu anderen Offnungen oder Einbauten den Angaben der
Tabelle 4 entsprechen.

Bei Einbau in nichttragende, raumabschlie3ende Wandkonstruktionen muss der Abstand der
zu verschlieBenden Bauteil6ffnung zu anderen Offnungen oder Einbauten mindestens 20 cm
betragen.

Tabelle 4
Abstand der GroRRe der nebeneinander liegenden Abstand zwischen
Kombiabschottung zu Offnungen den Offnungen
Kombiabschottungen gemal Tabelle 1 >10 cm*
nach dieser Zulassung
anderen Kabel- oder eine/beide Offnung(en) > 40 cm x40 cm | > 20 cm
Rohrabschottungen beide Offnungen < 40 cm x 40 cm >10cm

anderen Offnungen oder | eine/beide Offnung(en) > 20 cm x 20 cm | > 20 cm

Einbauten

beide Offnungen < 20 cm x 20 cm >10cm

* In leichten Trennwénden gemafl Abschnitt 3.1.2 darf der Abstand zwischen zwei (bereinander bzw.
zwei nebeneinander angeordneten Kombiabschottungen auf 5cm reduziert werden, sofern zwischen den
Kombiabschottungen ein Riegel bzw. ein Stander angeordnet wird.

DIN EN 12859:2011-05 Gips-Wandbauplatten - Begriffe, Anforderungen und Prufverfahren

1.19.15-113/14
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3.2 Installationen
3.2.1 Allgemeines

Der gesamte zuléassige Querschnitt der Installationen nach Abschnitt 1.2.4 (bezogen auf die
jeweiligen AuRenabmessungen), die durch die zu verschlieRende Bauteil6ffnung gemeinsam
hindurchgefuhrt werden durfen, ergibt sich in Abhangigkeit von der jeweiligen Grol3e der
Rohbau6ffnung unter Beachtung

— der geltenden Vorschriften der Elektrotechnik, insbesondere beziglich der erforderlichen
Mindestabstande zwischen den einzelnen Kabeln sowie

— der geltenden Abstandsforderungen zwischen elektrischen Anlagen und Rohrleitungsan-
lagen (nicht elektrische technische Anlagen), die so zu wahlen sind, dass sich die
Systeme gegenseitig nicht beeinflussen kénnen.

Der gesamte zulassige Querschnitt der Installationen (bezogen auf die jeweiligen Auf3en-
abmessungen) darf jedoch insgesamt nicht mehr als 60 % der Rohbau6ffnung betragen.

3.2.2 Kabel und Kabeltragekonstruktionen

3.2.2.1 Die Kabel dirfen zu Kabellagen zusammengefasst und ggf. auf Kabeltragekonstruktionen
verlegt sein.

3.2.2.2 Kabelbindel gemafl Abschnitt 1.2.4.1 durfen unge6ffnet durch die zu verschlieRende Bau-
teil6ffnung gefuhrt werden.

3.2.2.3 Die Befestigung der Kabel bzw. Kabeltragekonstruktionen nach Abschnitt 1.2.4.1 muss am
umgebenden Bauwerk zu beiden Seiten der Durchfiihrung nach den einschldgigen Regeln
erfolgen. Die Befestigung ist so auszubilden, dass im Brandfall eine zusatzliche mechani-
sche Beanspruchung der Kombiabschottung nicht auftreten kann.

3.2.3 Rohre aus thermoplastischen Kunststoffen

3.2.3.1 Durch die zu verschlieBende Bauteiléffnung dirfen bei Einbau in Massivwande, leichte
Trennwande und Decken gerade, senkrecht zur Bauteiloberflache angeordnete Rohre aus
thermoplastischen Kunststoffen hindurchgefiihrt werden.

Die Rohre missen unter Beachtung der Mindestbauteildicken den Angaben des
Abschnitts 1.2.4.6 und des Anhangs 1 entsprechen.

Die Rohre der Rohrgruppen C bis E gemaR Anhang 1 dirfen wahlweise mit Isolierungen aus
den Bauprodukten gemafd Abschnitt 2.1.5 versehen sein. Die Dicke der Isolierung muss den
Angaben der Anlage 3 entsprechen.

3.2.3.2 Sonderdurchfihrungen von Rohren — z. B. Schragdurchfiihrungen oder Einbau von Muffen
im Bereich der Durchfiihrung — sind mit dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung
nicht nachgewiesen.

3.24 Nichtbrennbare Rohre

Durch die zu verschlieBende Bauteil6ffnung dirfen gerade, senkrecht zur Bauteiloberflache
angeordnete Rohre aus Stahl, Edelstahl, Stahlguss oder Kupfer hindurchgefihrt werden.

Die Rohre missen unter Beachtung der Bauteilart den Angaben des Abschnitts 1.2.4.7 und
der Anlage 4 entsprechen.

3.25 Leitungen fir Steuerungszwecke, Elektro-Installationsrohre, Bundelrohre (Mikrorohre)
und Hydraulikdruckleitungen

Bei Einbau in leichte Trennwéande, Massivwéande, nichttragende, raumabschlieRende Wand-
konstruktionen nach Abschnitt 3.1.3 oder Decken durfen Leitungen fir Steuerungszwecke,
Elektro-Installationsrohre, Bundelrohre (Mikrorohre) und Hydraulikdruckleitungen gemaf
Anhang 1 durch die zu verschlieBende Bauteil6ffnung gefiihrt sein. Abweichend davon
durfen bei Einbau in nichttragende, raumabschlielende Wandkonstruktionen nach
Abschnitt 3.1.4 nur Leitungen fir Steuerungszwecke durch die zu verschlieRende Bauteil-
offnung gefuhrt sein.

Z24447.18 1.19.15-113/14
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Die Leitungen nach Abschnitt 1.2.4.4 und 1.2.4.5 durfen auch als Biindel durch die zu
verschlieRende Bauteil6ffnung fuhren.

Abstande

I?ie Mindestabstande zwischen den einzelnen Installationen sowie den Installationen und der
Offnungslaibung sind entsprechend der Anlage 20 einzuhalten.

Halterungen (Unterstiitzungen)

Bei Durchflihrung von Kabeln bzw. Kabeltragekonstruktionen, Leitungen fir Steuerungs-
zwecke, Elektro-Installationsrohre und Hydraulikdruckleitungen durch Bauteiléffnungen in
leichten Trennwanden, Massivwanden oder nichttragenden, raumabschlieBenden Wandkon-
struktionen  nach  Abschnitt 3.1.3 mit Abmessungen >70cmx100cm  bzw.
>100cm x 70 cm (Breite x Hohe) missen sich die ersten Halterungen (Unterstiitzungen)
der Installationen in Abstanden < 10 cm beiderseits der Abschottung befinden (s. Anlagen 12
bis 15). Bei kleineren Abschottungen ist ein Abstand < 50 cm ausreichend.

Bei Durchfihrung von Kabeln bzw. Kabeltragekonstruktionen durch Bauteil6ffnungen in
nichttragenden, raumabschlieRenden Wandkonstruktionen nach Abschnitt 3.1.4 missen sich
diese Halterungen (Unterstiitzungen) in Abstanden <20 cm beiderseits der Abschottung
befinden (s. Anlage 16).

Bei Durchfuhrung von Rohren durch Wande muissen sich die ersten Halterungen (Unter-
stutzungen) der Rohre nach Abschnitt 1.2.4.6 beidseitig der Abschottung in Abstanden
<50 cm befinden. Die ersten Halterungen der Rohre nach Abschnitt 1.2.4.7 missen sich
beiderseits der Wand in Abstanden < 65 cm befinden.

Die Halterungen missen in ihren wesentlichen Teilen nichtbrennbar® sein.

Die Auflagerung bzw. die Abhangung der Leitungen oder die Ausfiihrung der Rohre muss so
erfolgen, dass die Kombiabschottung und die raumabschlieenden Bauteile im Brandfall
mindestens 90 Minuten funktionsfahig bleiben.

Bestimmungen fiur die Ausfihrung
Allgemeines

Die Verarbeitung des Baustoffs nach Abschnitt 2.1.3 muss entsprechend den schriftlichen
Angaben des Herstellers zu den Besonderheiten des Baustoffs, insbesondere seine Ver-
wendung betreffend, erfolgen.

Kombiabschottungen nach dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung dirfen nur von
Unternehmen hergestellt werden, die ausreichende Erfahrungen auf diesem Gebiet besitzen
und entsprechend geschultes Personal dafiir einsetzen. Der Antragsteller dieser allgemei-
nen bauaufsichtlichen Zulassung hat hierzu die ausfuhrenden Unternehmen (Verarbeiter)
Uber die Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung und die Herstellung
des Zulassungsgegenstandes zu unterrichten, zu schulen und ihnen in standigem Erfah-
rungsaustausch zur Verfiigung zu stehen. Der Antragsteller hat eine Liste der Unternehmen
zu fuhren, die aufgrund seiner Unterweisungen ausreichende Fachkenntnisse besitzen, den
Zulassungsgegenstand herzustellen. Diese Liste ist dem Deutschen Institut fir Bautechnik
vorzulegen; Anderungen daran sind ihm mitzuteilen.

Belegung der Kombiabschottung

Vor dem Verschluss der Restdffnung ist in jedem Fall zu kontrollieren, ob die Belegung der
Kombiabschottung den Bestimmungen der Abschnitte 1.2.4 bis 1.2.6 und 3.2 entspricht.
Aufleistungen und Rahmen

Leichte Trennwéande

Im Bereich der Bauteil6ffnung ist ein umlaufender Rahmen, dessen Breite mindestens 20 cm
betragen muss, aus Bauplatten nach Abschnitt 2.1.4 anzuordnen. Die Plattenstreifen sind
rahmenartig in die Offnung einzupassen und miissen nicht untereinander bzw. mit dem
Standerwerk der Wandkonstruktion verschraubt werden. Die Fugen zwischen Rahmen und
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3.3.3.2

Wandkonstruktion sind mit einem Gipsmortel oder wahlweise mit dem dadmmschichtbilden-
den Baustoff "ZZ-Brandschutzmasse BDS-N" bzw. "ZZ-Masse NE" nach Abschnitt 2.1.3
auszuspachteln.

Falls die Dicke der leichten Trennwand, in die die Kombiabschottung eingebaut werden soll,
weniger als 20 cm betragt, ist der Rahmen mittig anzuordnen (s. Anlage 15).

Alternativ darf die Dicke der leichten Trennwand, in die die Kombiabschottung eingebaut
werden soll durch eine Aufleistung in Mindestschottdicke verstarkt werden (s. Anlage 15).

Nichttragende, raumabschlieBende Wandkonstruktionen nach Abschnitt 3.1.3

3.3.3.2.1 Falls die Dicke der nichttragenden, raumabschlieRenden Wandkonstruktionen gemaf

Abschnitt 3.1.3 im Bereich der Bauteil6ffnung weniger als 20 cm betragt, sind umlaufend um
die Offnung Aufleistungen aus mindestens 10 cm breiten Streifen aus Bauplatten nach
Abschnitt 2.1.4 anzuordnen (s. Anlage 13).

Die Aufleistungen sind in Abstdanden <25 cm — jedoch mit mindestens zwei Befestigungs-
punkten je Leiste — mit Hilfe von Stahlschrauben untereinander und mit Hilfe von Gewinde-
stiften = M6 und zugehdrigen Muttern und Unterlegscheiben rahmenartig an der Wandober-
flache zu befestigen, so dass die unmittelbar an die Bauteil6ffnung angrenzende Wanddicke
mindestens 20 cm betragt.

Die Aufleistungen durfen wahlweise einseitig oder beidseitig der Wand angeordnet werden,
wobei die Dicke der Aufleistung maximal 6 cm betragen darf (s. Anlage 13).

3.3.3.2.2 Sofern die Wanddicke mindestens 10 cm betragt, darf in der Bauteil6ffnung — anstelle der

3.34

3.35
3351
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Aufleistungen — ein umlaufender, mindestens 20 cm breiter und 2,5 cm dicker Rahmen aus
Bauplatten nach Abschnitt 2.1.4 angeordnet werden (s. Anlage 14).

Der Rahmen ist mittig zur Wand anzuordnen.

Die Plattenstreifen sind rahmenartig in die Bauteil6ffnung einzupassen und muissen nicht
untereinander bzw. mit der Wandkonstruktion verschraubt werden. Die Fugen zwischen
Rahmen und Wandkonstruktion sind mit einem Gipsmortel oder wahlweise mit dem damm-
schichtbildenden Baustoff "ZZ-Brandschutzmasse BDS-N" bzw. "ZZ-Masse NE" nach
Abschnitt 2.1.3 auszuspachteln.

Bei Wanddicken < 10 cm sind Aufleistungen gemaR Abschnitt 3.3.3.2.1 anzuordnen.
Nichttragende, raumabschlielende Wandkonstruktionen nach Abschnitt 3.1.4

Bei Einbau in nichttragende, raumabschlieBende Wandkonstruktionen gemaf
Abschnitt 3.1.4 sind Rahmen und Aufleistungen aus 42 mm dicken "PRIODEK H-..." Platten
nach Abschnitt 2.1.4 anzuordnen und mit dafiir geeigneten Schrauben zu befestigen.

Angrenzend an die Bauteil6ffnung sind umlaufend Aufleistungen aus mindestens 50 mm
breiten Streifen aus den Bauplatten mit Hilfe von mindestens zwei Schrauben 5,0 mm x
70 mm an der Wand zu befestigen.

In der Offnung sind Rahmen aus 200 mm breiten Streifen aus den Bauplatten anzuordnen.
Der Rahmen darf mittig oder einseitig biindig zur Wand- bzw. Aufleistungsoberflache be-
festigt werden. Die einzelnen Plattenstreifen des Rahmens sind in den Eckpunkten mit
Schrauben 5,0 mm x 70 mm untereinander zu verschrauben. Der Rahmen ist seitlich mit je
zwei Schrauben und oben sowie unten mit je vier Schrauben 5,0 mm x 80 mm, die mittig in
die freien Stirnseiten der Wandbauplatten geschraubt werden, zu befestigen.

Bei der Befestigung der Rahmen und Aufleistungen sind die Streifen aus den "PRIODEK
H-..." Platten vorzubohren.

Der Ubergang zwischen Rahmen und Aufleistungen (maximal 1 mm breite Fuge) ist mit
handelsiiblichem Silikon abzudichten.

Massivwande und Decken

Falls die Dicke der Massivwande bzw. der Decken im Bereich der Bauteiloffnung weniger als
20 cm betragt, sind rings um die Offnung Aufleistungen aus mindestens 5 cm breiten

1.19.15-113/14
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Streifen aus Bauplatten nach Abschnitt 2.1.4 mit Hilfe von Stahlschrauben in Abstédnden
< 25cm - jedoch mit mindestens zwei Schrauben je Leiste — rahmenartig auf die Wand-
bzw. Deckenoberflache so aufzubringen, dass die unmittelbar an die Kombiabschottung
angrenzende Wand- bzw. Deckendicke mindestens 20 cm betragt (s. Anlagen 13 und 18).

Die Aufleistungen dirfen bei Wandeinbau wahlweise einseitig oder beidseitig der Wand und
bei Deckeneinbau wahlweise deckenoberseitig oder deckenunterseitig angeordnet werden.

Wahlweise darf — anstelle der Aufleistungen — ein in der Bauteillaibung umlaufender, min-
destens 20 cm breiter und 2,5 cm dicker Rahmen aus Bauplatten nach Abschnitt 2.1.4 an-
geordnet werden (s. Anlagen 14 und 19). Die Plattenstreifen sind rahmenartig in die Offnung
einzupassen und missen nicht untereinander bzw. mit der Wand verschraubt werden. Die
Fugen zwischen Rahmen und Wand sind mit einem Gipsmortel oder wahlweise mit dem
dammschichtbildenden Baustoff "ZZ-Brandschutzmasse BDS-N" bzw. "ZZ-Masse NE" nach
Abschnitt 2.1.3 auszuspachteln.

Verarbeitung der Formteile und des dammschichtbildenden Baustoffs

Vor Herstellung der Kombiabschottung missen die Laibungen der Bauteil6ffnungen gerei-
nigt und entstaubt werden.

Alle Fugen und Zwischenrdume zwischen den Installationen (insbesondere die Zwickel
zwischen den Kabeln) sowie zwischen den Installationen und den Offnungslaibungen sind
mit dem dammschichtbildenden Baustoff "ZZ-Brandschutzmasse BDS-N" bzw. "ZZ-Masse
NE" nach Abschnitt 2.1.3 mindestens 2 cm tief zu verfillen.

Kabelbiindel nach Abschnitt 3.2.2.2 missen im Innern nicht mit Baustoffen ausgefuillt
werden.

Die verbleibenden Offnungen zwischen den Installationen sowie zwischen den Installationen
und den Offnungslaibungen sind in einer Dicke von mindestens 20 cm vollstandig mit Form-
teilen nach Abschnitt 2.1.1 auszufillen. Die Formteile sind ggf. unter Verwendung des sog.
Vakuumsteins so einzusetzen, dass ein dichter Verschluss der Offnung und ein dichter An-
schluss an das Bauteil bzw. den Rahmen oder die Aufleistungen entstehen.

Im Bereich der Installationen und der Laibungen sind aus den Formteilen unter Verwendung
eines Schneidwerkzeuges Pass-Stiicke herzustellen und stramm sitzend einzubauen.

Im Verlauf der Montage sind alle Fugen zwischen den Installationen und den Formteilen von
den Schottoberflachen her mit dem dammschichtbildenden Baustoff "ZZ-Brandschutzmasse
BDS-N" bzw. "ZZ-Masse NE" nach Abschnitt 2.1.3 mindestens 2 cm auszufiillen. Die Fugen
zwischen den Formteilen selbst missen nicht mit dem dammschichtbildenden Baustoff aus-
gefullt werden (s. Anlagen 12 bis 19).

In Wanden und Decken kann bei dicht anliegenden Formteilen auf eine zuséatzliche
Fugenabdichtung zwischen den hindurchgefuhrten Installationen und den Formteilen
verzichtet werden.

Wahlweise dirfen Teilflachen bzw. Fugen zwischen den Installationen und den Formteilen
bis zu einer Grol3e von maximal 450 mm x 500 mm (B x H) mit "ZZ-Brandschutzschaum 2K
NE" gemald Abschnitt 2.1.3 ausgefullt werden. Die Fugen zwischen den Formteilen und der
Bauteil6ffnung durfen im oberen Bereich Uber die Gesamtbreite der Abschottung mit
"ZZ-Brandschutzschaum 2K NE" ausgeflllt werden. Die Verfullhdhe darf dabei 60 mm nicht
Uberschreiten. Die Verfilltiefe muss in Schottdicke erfolgen.

Die Enden von Bundelrohren (Mikrorohren) nach Abschnitt 1.2.4.4 und Elektro-Installations-
rohren nach Abschnitt 1.2.4.5 sind auf beiden Schottseiten mit dem dammschichtbildenden
Baustoff "ZZ-Brandschutzmasse BDS-N" bzw. "ZZ-Masse NE" oder mit dem "ZZ-Brand-
schutzschaum 2K NE" nach Abschnitt 2.1.3 zu verschlieBen. Die Verschlusstiefe muss
mindestens 2 cm betragen (s. Anlagen 12, 13, 17 und 18).

Die Holme von Kabeltragekonstruktionen mit Stahlblech- oder Aluminium-Hohlprofilen sind
anzubohren und mit dem dammschichtbildenden Baustoff "ZZ-Brandschutzmasse BDS-N"

1.19.15-113/14
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bzw. "ZZ-Masse NE" oder mit dem "ZZ-Brandschutzschaum 2K NE" nach Abschnitt 2.1.3 im
Bereich der Formteile vollstandig auszufillen.

Bei Einbau der Kombiabschottung in Decken sind Schottbereiche ohne Installationen mit
einer Breite und einer Lange > 50 cm mit einer der nachfolgenden MaRnahmen zu sichern
(s. Anlage 24).

a) In den betroffenen Bereichen ist alle 24 cm (i. d. R. in jeder 4. Querfuge) ein Glasgewe-
bestreifen geman Abschnitt 2.1.6 Gber die gesamte Schottbreite und -dicke einzulegen.

b) Unterhalb der betroffenen Bereiche ist alle 50 cm ein Stahlbauteil (Mindestabmessungen
40 mm x 2 mm) anzuordnen. Das Stahlbauteil ist mit geeigneten Stahldiibeln beidseitig
der Abschottung an der Unterseite der Decke zu befestigen.

c) Unterhalb der betroffenen Bereiche ist ein entsprechend zugeschnittenes Stahldrahtgitter
(Maschenweite 50 mm x 50 mm, Stabdurchmesser 5 mm, Knotenpunkte verschweif3t) mit
geeigneten Stahldibeln an der Unterseite der Decke zu befestigen.

Malnahmen an Rohren aus thermoplastischen Kunststoffen

Bei Einbau der Kombiabschottung in Decken missen um Rohre der Rohrgruppen A und B
gemal Anhang 1 bis zu einem Auflendurchmesser < 110 mm auf einer Breite von umlau-
fend mindestens 5 cm an der Unterseite der Abschottung ringférmige Streckgitter ange-
ordnet werden. Die Gitter sind mit daftir geeigneten Schrauben an den Brandschutzsteinen
zu befestigen (s. Anlage 22).

An Rohren der Rohrgruppen A und B mit einem AuflRendurchmesser von > 110 mm bzw.
<160 mm gemal Anhang 1 missen "ZZ-Brandschutzmanschette Typ A/AS" gemaf
Abschnitt 2.1.2 mittels Haltewinkeln beidseitig der Abschottung in Wanden bzw. auf der
Deckenunterseite an der Abschottung angrenzend befestigt werden. Die Manschetten bzw.
Haltewinkel mussen mittels Durchsteckmontage (Gewindestangen aus Stahl mit einem
Durchmesser von 6 mm, Unterlegscheiben und Muttern M6) befestigt werden (s. Anlage 23).

An den Rohren der Rohrgruppen C bis E gemaR Anhang 1 durfen Isolierungen nach
Abschnitt 3.2.3.1 angeordnet werden. Die Isolierungen dirfen wahlweise durch die
Abschottung hindurchgeflihrt werden oder an der Schottoberflache angrenzen.

MaRnahmen an nichtbrennbaren Rohren

An Rohren nach Abschnitt 3.2.4 sind Streckenisolierungen gemaf Abschnitt 2.1.5 anzuord-
nen.

Die Streckenisolierungen und ggf. deren Ummantelungen sind nach den Angaben der
Anlagen 12 bis 19 auszufiihren. Sie durfen wahlweise durch die Abschottung hindurchge-
fuhrt werden oder an der Schottoberflache angrenzen.

Bei Deckeneinbau sind bei nicht durchgehenden Isolierungen zusatzliche MalRhahmen anzu-
ordnen, die ein Abrutschen der Streckenisolierung verhindern.

Nachbelegungsvorkehrung

Als Nachbelegungsvorkehrung dirfen anstelle der Formsteine Nachinstallationskeile nach
Abschnitt 2.1.1 so angeordnet werden, dass die Schottdicke im Bereich der Nachinstalla-
tionskeile mindestens 20 cm betréagt.

Wahlweise dirfen Bundelrohre (Mikrorohren) nach Abschnitt 1.2.4.4 und einzelne Elektro-
Installationsrohre nach Abschnitt 1.2.4.3 als Leerrohre durch die zu verschlieRende Bauteil-
offnung hindurchgefiihrt werden. Die Rohre missen auf beiden Seiten der Abschottung mit
dem dammschichtbildenden Baustoff "ZZ-Brandschutzmasse BDS-N" bzw. "ZZ-Masse NE"
oder mit dem "ZZ-Brandschutzschaum 2K NE" nach Abschnitt 2.1.3 verschlossen werden.
Die Verschlusstiefe muss mindestens 2 cm betragen (s. Anlagen 12 bis 19).
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3.5

Sicherungsmalnahmen

Kombiabschottungen in Decken sind gegen Belastungen, insbesondere auch gegen das
Betreten, durch geeignete Maflnahmen zu sichern (z. B. durch Umwehrung oder durch
Abdeckung mittels Gitterrost).

3.6 Einbauanleitung
Fir die Ausfiihrung der Kombiabschottung sind im Ubrigen die Angaben der Einbauanleitung
zu beachten (s. Abschnitt 2.2.3).

3.7 Ubereinstimmungserklarung
Der Unternehmer (Errichter), der die Kombiabschottung (Genehmigungsgegenstand) aus-
fuhrt, muss fur jedes Bauvorhaben eine Ubereinstimmungserklarung ausstellen, mit der er
bescheinigt, dass die von ihm errichtete Kombiabschottung den Bestimmungen der von
diesem Bescheid erfassten allgemeinen Bauartgenehmigung entspricht (ein Muster fir diese
Bescheinigung s. Anlage 25). Diese Bescheinigung ist dem Bauherrn zur ggf. erforderlichen
Weiterleitung an die zustandige Bauaufsichtsbehérde auszuhandigen.

4 Bestimmungen fir Nutzung, Unterhalt und Wartung

4.1 Bestimmungen flr die Nutzung
Bei jeder Ausfihrung der Kombiabschottung hat der Unternehmer (Verarbeiter) den Auftrag-
geber schriftlich darauf hinzuweisen, dass die Kombiabschottung stets in ordnungsge-
maRem Zustand zu halten und nach evtl. vorgenommener Belegungsanderung der be-
stimmungsgemale Zustand der Kombiabschottung wieder herzustellen ist.

Im Ubrigen gelten die Bestimmungen gemaR Abschnitt 3.7.

4.2 Bestimmungen fir die Nachbelegung

421 Fir Nachbelegungen diirfen Offnungen hergestellt werden (z. B. durch Herausnahme von
Formteilen oder Nachinstallationskeilen), sofern die Belegung der Kombiabschottung dies
gestattet (s. Abschnitt 3.3.2).

4.2.2 Die verbleibenden Hohlrdume sind nach Abschluss der Belegungsanderung in gesamter
Schottdicke mit aus den Formteilen nach Abschnitt 2.1.1 hergestellten Pass-Stiicken zu ver-
schlieRen; alle Zwischenrdume und insbesondere die Zwickel zwischen den Kabeln sind mit
dem dammschichtbildenden Baustoff "ZZ-Brandschutzmasse BDS-N" bzw. "ZZ-Masse NE"
nach Abschnitt 2.1.3 in einer Tiefe von mindestens 2 cm auszufillen (s. Abschnitte 3.3.6.2
bis 3.3.6.4).

Alternativ kdnnen die verbleibenden Hohlraume mit "ZZ-Brandschutzschaum 2K NE" gemaf}
Abschnitt 2.1.3 verfllt werden.

4.2.3 Bei Neuinstallation von Kabeltragekonstruktionen sind die Bestimmungen von
Abschnitt 3.3.6.6 zu beachten.

4.2.4 Bei Neuinstallation von Rohren miissen ggf. Mal3hahmen entsprechend der Abschnitte 3.3.7
und 3.3.8 angeordnet werden.

Prof. Gunter Hoppe Beglaubigt

Abteilungsleiter

Z24447.18

1.19.15-113/14



elektronische kopie der abz des dibt: z-19.15-1182

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches
Allgemeine Bauartgenehmigung Institut

. fur
Nr. Z-19.15-1182 vom 1. Juni 2018 Bautechnik

Zulassige Installationen (1)

1. Kabel und Kabeltragekonstruktionen gemaR Abschnitt 1.2.4.1

— Elektrokabel und -leitungen aller Arten (auch Lichtwellenleiter), die im Inneren keine HohlrAume aufweisen.
(Die GroRRe des Gesamtleiterquerschnitts des einzelnen Kabels ist nicht begrenzt)

— Kabelbtindel mit einem Durchmesser < 100 mm aus parallel verlaufenden, dicht gepackten und miteinander,
fest verschnurten, verndhten oder verschweif3ten Kabeln (AuRendurchmesser des Einzelkabels <21 mm)

— Kabeltragekonstruktionen (Kabelrinnen, -pritschen, -leitern) aus Stahl-, Aluminium- oder Kunststoffprofilen

2. Einzelne Leitungen fur Steuerungszwecke gemaf Abschnitt 1.2.4.2
— Leitungen aus Stahl oder Kunststoff, AuRendurchmesser der Leitungen < 15 mm

3. Koaxialkabel gemaR Abschnitt 1.2.4.3

- Koaxialkabel der Firma RFS vom Typ
— RFS Cellflex mit einer Gréle < 2-1/4“
— RFS Cellflex Lite mit einer Gréle < 1-5/8“ sowie
— RFS Radiaflex mit einer GréRe < 1-5/8*

— Koaxialkabel der Firma CommScope vom Typ
— HELIAX Andrew Virtual Air mit einer GréRRe < 1-5/8"
— RADIAX mit einer Grolke < 1-5/8"

4. Bundelrohre (Mikrorohre) nach DIN EN 61386-22 gemaf3 Abschnitt 1.2.4.4
- Biindelrohre ,speed pipe“ der Firma Gabo Systemtechnik GmbH

5. Elektro-Installationsrohre nach Abschnitt 1.2.4.5
—Die Elektro-Installationsrohre miissen aus Kunststoff bestehen und der DIN EN 61386-1" entsprechen.
— Die Elektro-Installationsrohre dirfen biegsam oder starr sein.
—Der AuRendurchmesser der Elektro-Installationsrohre darf nicht mehr als 63 mm betragen.
— Die Elektro-Installationsrohre diurfen wahlweise Kabel nach Abschnitt 1.2.4.1 enthalten.

—Die Elektro- Installationsrohre aus Kunststoff dirfen als Blndel mit einem AufRRendurchmesser <100 mm
durch die Bauteil6ffnung gefuihrt werden.

6. Rohre aus thermoplastischen Kunststoffen gemald Abschnitt 1.2.4.6 fur Rohrleitungsanlagen fur
nichtbrennbare Flissigkeiten und fir nichtbrennbare Gase (mit Ausnahme von Liftungsleitungen), fur
Rohrpostleitungen (Fahrrohre) oder fur Staubsaugleitungen

Einbau in mindestens 100 mm dicke Wande und 150 mm dicke Decken

— Rohrgruppe A
Rohre aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid (PVC-U, PVC-HI), chloriertem Polyvinylchlorid (PVC-C) und
Polypropylen (PP) gemaf den Ziffern 1 bis 7 der Anlage 5 mit RohrauRendurchmessern und Rohrwanddicken
gemaf den Angaben der Anlage 6.

— Rohrgruppe B
Rohre aus Polyethylen hoher Dichte (PE-HD), Polyethylen niedriger Dichte (LDPE), Polypropylen (PP),
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) oder Acrylester-Styrol-Acrylnitril (ASA), Styrol-Copolymerisaten, vernetztem
Polyethylen (PE-X), Polybuten (PB) sowie fir Rohre aus mineralverstarkten Kunststoffen nach den
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen Nr. Z-42.1-217, Nr. Z-42.1-218, Nr. Z-42.1-220, Nr. Z-42.1-228
und Nr. Z-42.1-265 geméalR den Ziffern 8 bis 22 der Anlage 5 mit RohrauRendurchmessern und
Rohrwanddicken gemaf den Angaben der Anlage 6.

DIN EN 61386-1 Elektroinstallationsrohrsysteme fiir elektrische Energie und fur Informationen — Teil 1: Allgemeine
Anforderungen

Brandschutzstein "ZZ-Brandschutzstein 200 BDS-N" und Kabelabschottung (Kombiabschottung)
"Kombischott ZZ-Steine 200 BDS-N" der Feuerwiderstandsklasse S 90 nach DIN 4102-9

. . Anlage 1
ANHANG 1 -Installationen (Leitungen) g

Ubersicht der zulassigen Installationen (1)

732568.18 1.19.15-113/14
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Zulassige Installationen (1)

Trinkwasser-, Kélte- oder Heizleitungen
— Rohrgruppe C

einer diinnen PP-Schicht geschtzt wird:

Einbau in mindestens 150 mm dicke Wande und Decken

gemaf Tabelle 1-1

7. Rohre aus thermoplastischen Kunststoffen gemal Abschnitt 1.2.4.6 fiir Rohrleitungsanlagen fir

Kunststoffverbundrohre mit Tragerrohr aus PP und einer bis zu 150 um dicken Aluminiumeinlage, die mit

Rohre mit einem RohrauRendurchmesser, einer Rohrwanddicke sowie einer Aluminiumeinlagenstarke

Tabelle 1-1
Dronr [MmM] 16 20 26 32 40 50 63
s [mm] 2,2 2,8 3,5 4,4 5,5 6,9 8,6
dar [mm] 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15

Brandschutzstein "ZZ-Brandschutzstein 200 BDS-N" und Kabelabschottung (Kombiabschottung)
"Kombischott ZZ-Steine 200 BDS-N" der Feuerwiderstandsklasse S 90 nach DIN 4102-9

ANHANG 1 —Installationen (Leitungen)
Ubersicht der zulassigen Installationen (II)

Anlage 2

732568.18
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— Rohrgruppe D

Kunststoffverbundrohre mit Tréagerrohr aus PE und einer bis zu 0,6 mm dicken Aluminiumeinlage, die mit
einer dinnen PE-Schicht geschitzt wird:

Zuldssige Installationen (l11)

Einbau in mindestens 150 mm dicke Wande und Decken

Rohre mit einem RohrauRendurchmesser, einer Rohrwanddicke sowie einer Aluminiumeinlagenstérke
gemal Tabelle 2-1

Einbau in mindestens 150 mm dicke Wande und Decken

Rohre mit einem RohrauRendurchmesser, einer Rohrwanddicke sowie einer Aluminiumeinlagenstarke
gemal Tabelle 2-2.

Tabelle 2-1

DRronr [MmM] 16 20 26 32 40 40 50 63

4.0
s [mm)] 2,0 2,25 2,5 3,0 4,0 3,5 bis 6,0

4,5

0,35 0,5
da [mm] 0,2 0,2 0,2 bis 0,35 0,5 bis 0,6

0,4 0,6

— Rohrgruppe E

Kunststoffverbundrohre mit Tragerrohr aus PE und einer bis zu 1,5 mm dicken Aluminiumeinlage, die mit
einer diinnen PE-Schicht geschutzt wird:

Tabelle 2-2
Dronr [MM] 16 20 26 32 32 40 40 50 63 63
30 3,0 4,0 4,5
s [mm] 2,0 2,0 3,0 bis,3 5 bis 3,5 bis 4,0 4,5 bis
' 47 6,0 6,0
06 0,4 0,8 0,5 0,8 0,8
da [mm] 0,3 0,4 0,65 bis (’) 85 bis bis bis bis 0,7 bis
' 0,5 1,0 0,6 1,2 15

Die Rohre der Rohrgruppen C, D und E dirfen wahlweise mit einer Isolierung aus Mineralfaserprodukten geman
Abschnitt 2.1.5.1 oder aus Synthese-Kautschuk gemaf Abschnitt 2.1.5.2 (Dicke 9-31 mm) versehen sein. Die
Isolierung und der ggf. vorhandene Mantel diirfen wahlweise durch die Offnung gefiihrt sein oder an die Schottflache
angrenzend eingebaut werden.

Brandschutzstein "ZZ-Brandschutzstein 200 BDS-N" und Kabelabschottung (Kombiabschottung)
"Kombischott ZZ-Steine 200 BDS-N" der Feuerwiderstandsklasse S 90 nach DIN 4102-9

ANHANG 1 - Installationen (Leitungen)
Ubersicht der zulassigen Installationen (l11)

Anlage 3

732568.18
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Zulassige Installationen (1V)

6. Nichtbrennbare Rohre gem&R Abschnitt 1.2.4.7 fir Rohrleitungsanlagen fir nichtbrennbare oder
brennbare Flussigkeiten oder Gase (mit Ausnahme von Luftungsleitungen) oder fur Staubsaug-
leitungen

Einbau in 100 mm dicke Wéande und 150 mm dicke Decken
a) bei Verwendung von Streckenisolierungen aus Mineralfaser gemaf Abschnitt 2.1.5.1

— Rohrgruppe F

Rohre aus Kupfer, Stahl, Edelstahl und Stahlguss mit Rohrauf3endurchmessern und Rohrwanddicken gemaf
den Angaben der Anlage 7

— Rohrgruppe G
Rohre aus Kupfer mit Rohraul3endurchmessern und Rohrwanddicken geman den Angaben der Anlage 7
b) bei Verwendung von Streckenisolierungen aus Synthese-Kautschuk gemaR Abschnitt 2.1.5.2
— Rohrgruppe H

Rohre aus Kupfer, Stahl, Edelstahl und Stahlguss mit RohrauRendurchmessern und Rohrwanddicken geman
den Angaben der Anlage 9

— Rohrgruppe |
Rohre aus Kupfer mit Rohrauf3endurchmessern und Rohrwanddicken geman den Angaben der Anlage 9
c) bei Verwendung von Streckenisolierungen aus ,,FOAMGLAS“ gemaR Abschnitt 2.1.5.3

— Rohrgruppe J

Rohre aus Kupfer, Stahl, Edelstahl und Stahlguss mit Rohrauf3endurchmessern und Rohrwanddicken geman
den Angaben der Anlage 8

Einbau in 42 mm dicke nichttragende, raumabschlieRende Wandkonstruktionen nach Abschnitt 3.1.4
a) bei Verwendung von Streckenisolierungen aus Mineralfaser gemaf Abschnitt 2.1.5.1

— Rohrgruppe K

Rohre aus Kupfer, Stahl, Edelstahl und Stahlguss mit Rohrauf3endurchmessern und Rohrwanddicken geman
den Angaben der Anlage 7 mit Rohraul3endurchmessern bis 35 mm

— Rohrgruppe L

Rohre aus Kupfer mit Rohrau3endurchmessern und Rohrwanddicken gemaf den Angaben der Anlage 7 mit
RohrauRendurchmessern bis 35 mm

7. Hydraulikdruckleitungen "AEROQUIP" nach Abschnitt 1.2.4.8
Einbau in 100 mm dicke Wénde und 150 mm dicke Decken
— Hydraulikdruckleitungen der Marke "AEROQUIP", Typ "GH 793 ..." der Firma "AEROQUIP GMBH", 82205

Gilching, bestehend aus synthetischem Gummi und zwei Drahtgeflechten, mit einem RohraufRendurch-
messer bis 38,1 mm und Rohrwanddicken bis 6,35 mm

Brandschutzstein "ZZ-Brandschutzstein 200 BDS-N" und Kabelabschottung (Kombiabschottung)
"Kombischott ZZ-Steine 200 BDS-N" der Feuerwiderstandsklasse S 90 nach DIN 4102-9

. . Anlage 4
ANHANG 1 - Installationen (Leitungen) g

Ubersicht der zulassigen Installationen (1V)

732568.18 1.19.15-113/14



elektronische kopie der abz des dibt: z-19.15-1182

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches
Allgemeine Bauartgenehmigung Institut

. fur
Nr. Z-19.15-1182 vom 1. Juni 2018 Bautechnik

Rohrwerkstoffe:

1 DIN 8062: Rohre aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid (PVC-U, PVC-HI);

2 DIN 6660: Rohrpost - Fahrrohre, Fahrrohrbogen und Muffen fiir Rohrpostanlagen aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid
(PVC-U)

3 DIN 19 531: Rohr und Formstiicke aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid (PVC-U) mit Steckmuffe fur Abwasserleitungen
innerhalb von Geb&uden; Mal3e, Technische Lieferbedingungen

4 DIN 19 532: Rohrleitungen aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid (PVC hart, PVC-U) fur die Trinkwasserversorgung;
Rohre, Rohrverbindungen, Rohrleitungsteile; Technische Regel des DVGW

5 DIN 8079: Rohre aus chloriertem Polyvinylchlorid (PVC-C); PVC-C 250; MaRe

6 DIN 19 538: Rohre und Formstiicke aus chloriertem Polyvinylchlorid (PVCC), mit Steckmuffe, fir heiBwasserbestandige
Abwasserleitungen (HT) innerhalb von Gebauden; Mafe, Technische Lieferbedingungen

7 DIN EN 1451-1: Kunststoff-Rohrleitungssysteme zum Ableiten von Abwasser (niedriger und hoher Temperatur) innerhalb der
Gebaudestruktur - Polypropylen (PP); Anforderungen an Rohre, Formstiicke und das Rohrleitungssystem

8 DIN 8074: Rohre aus Polyethylen (PE); PE 63, PE 80, PE 100, PE-HD; MaRe

9 DIN 19 533: Rohrleitungen aus PE hart (Polyathylen hart) und PE weich (Polyathylen weich) fir die Trinkwasserversorgung;
Rohre, Rohrverbindungen, Rohrleitungsteile

10 DIN 19 535-1: Rohre und Formstiicke aus Polyethylen hoher Dichte (PE-HD) fiir heiBwasserbestandige Abwasserleitungen
(HT) innerhalb von Gebauden; Mal3e

11 DIN 19 537-1: Rohre und Formstiicke aus Polyethylen hoher Dichte (HDPE) fiir Abwasserkanéale und -leitungen; MaR3e

12 DIN 8072: Rohre aus PE weich (Polyathylen weich); MaRe

13 DIN 8077: Rohre aus Polypropylen (PP); PP-H 100, PP-B 80, PP-R 80; MaRRe

14 DIN 16 891: Rohre aus Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) oder Acrylnitril-Styrol-Acrylester (ASA); MalRe

15 DIN V 19 561: Rohre und Formsticke aus Styrol-Copolymerisaten mit Steckmuffe fir heiBwasserbestandige
Abwasserleitungen (HT) innerhalb von Gebauden; MalRe, Technische Lieferbedingungen

16 DIN 16 893: Rohre aus vernetztem Polyethylen (PE-X); MaRRe

17 DIN 16 969: Rohre aus Polybuten (PB); PB 125; MalRe

18 Z-42.1-217: Abwasserrohre und Formstucke aus mineralverstarktem PP in den Nennweiten DN 50 bis DN 150 der
Baustoffklasse B2 - normalentflammbar - nach DIN 4102-1 fur Hausabflussleitungen

19 Z-42.1-218: Abwasserrohre ohne Steckmuffe aus mineralverstarktem PP in den Nennweiten DN 50 bis DN 150 fir
Hausabflussleitungen

20 Z-42.1-220: Hausentwasserungssystem mit der Bezeichnung "Friaphon" aus Styrol-Copolymerisaten in den Nennweiten
DN 50 bis DN 150 der Baustoffklasse B2 - normalentflammbar - nach DIN 4102

21 Z-42.1-228: Abwasserrohre und Formstiicke aus mineralverstarktem PP in den Nennweiten DN 50 bis DN 200 der
Baustoffklase B2 - normalentflammbar - nach DIN 4102-1 fir Hausabflussleitungen

22 Z-42.1-265: Glattwandige Abwasserrohre und Formstiicke mit profilierter Wandung und glatter Innenflache aus
mineralverstarktem PE-HD DN 50 bis DN 125 der Baustoffklasse B2 - normalentflammbar - nach

DIN 4102 fur Hausabflussleitungen

(Bezug auf die Normen und die allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen in der jeweils geltenden Ausgabe)

Brandschutzstein "ZZ-Brandschutzstein 200 BDS-N" und Kabelabschottung (Kombiabschottung)
"Kombischott ZZ-Steine 200 BDS-N" der Feuerwiderstandsklasse S 90 nach DIN 4102-9

. . Anlage 5
ANHANG 1 - Installationen (Leitungen) g

Ubersicht der zulassigen Installationen; Rohrwerkstoffe (Kunststoffrohre)
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fur
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-19.15-1182 vom 1. Juni 2018

Rohre der Rohrgruppe A nach Anhang 1 : PVC-U, PVC-HI,

PVC-C, PP
12 ;
11,9
10 |
- e ZZ-Manschette
E 8 Typ A/IAS
3 gemaR Anlage
3 23 notwendig
8
2
£
2
c 4 4
g 3,2
=z
22 __— 1000
2
18 50,0 1100
0
00 200 400 600 800 1000 1200 1400  160,0

RohrauBendurchmesser [mm]

Rohre der Rohrgruppe B nach Anhang 1 : PE-HD, PE-LD,
PP, ABS, ASA, PE-X, PB, PS

16 4

14 4 14,6
12 4
E 148 ZZ-Manschette
e 101 Typ {\/AS
§ gemal Anlqge
2 8- 23 notwendig
©
g
5 6
£
) 3,9
4 4 "
2,7 160,0
2 4 110,0
0
0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 120,0 140,0 160,0

RohrauBendurchmesser [mm]

In Deckenabschottungen ist bei Rohren der Rohrgruppen A und B
nach Anhang 1 @ < 110 mm ein Streckgitter entsprechend Anlage 22
vorzusehen.

Brandschutzstein "ZZ-Brandschutzstein 200 BDS-N" und Kabelabschottung (Kombiabschottung)
"Kombischott ZZ-Steine 200 BDS-N" der Feuerwiderstandsklasse S 90 nach DIN 4102-9

ANHANG 1 - Installationen (Leitungen)
Abmessungen der Kunststoffrohre (Rohrgruppen A und B gemaf3 Anlage 1)

Anlage 6

732568.18
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Allgemeine Bauartgenehmigung '“St";‘,!t
Nr. Z-19.15-1182 vom 1. Juni 2018 b

Bautechnik

Rohre aus Stahl, Edelstahl oder Stahlguss nach Anhang 1 mit

Isolierungen aus Mineralfaserprodukten geméafR Abschnitt 2.1.5.1:

16 4

RohrauBendurchmesser [mm]

raumabschlieRende
Wandkonstruktionen nach
Abschnitt 3.1.4 sind nur Rohre
bis zu einem Durchmesser von
35 mm zulassig.

14 4 142 Bei Einbau in nichttragende,
— 124
E . . . .
E Wabhlweise ohne Isolierung je Seite
% 101 Isolierung Lange L > 600 mm
] Dicke > 40 mm
3 2
c 8
©
g
3
e 61
c
c
- 4,0

4 0

29 38 168,3
26 T 114,3
21 15 54,0 °%
1,0 35,0
i 15,0
0 20 40 60 80 100 120 140 160

Rohre aus Kupfer nach Anhang 1 mit Isolierungen aus Mineralfaser-

produkten gemal Abschnitt 2.1.5.1:

16

RohrauBendurchmesser [mm]

raumabschlielende
Wandkonstruktionen nach
Abschnitt 3.1.4 sind nur Rohre
bis zu einem Durchmesser von
35 mm zulassig.

14 1 42 Bei Einbau in nichttragende,
- 121
E
E
2 101 Isolierung je Seite Isolierung je Seite
= Lange L > 600 mm Lange L > 800 mm
2 8{ Dicke>20mm Dicke > 30 mm
g
£
S 6
c
&
z 4

2] & = 88,9

1,(()) 28.0 35,0

0,0 20,0 40,0 60,0 80,0

Als Rohrisolierung missen nichtbrennbare (Baustoffklasse DIN 4102-A) Mineralfasermatten
oder Mineralfaserschalen verwendet werden, deren Schmelzpunkt tiber 1000 °C nach DIN
4102-17 liegen muss. Die Nennrohdichte muss mindestens 90 kg/m?® betragen. Die
Rohrisolierung und der Mantel diirfen wahlweise durch die Abschottung hindurchgefiihrt
werden oder an der Schottoberflache angrenzen. Die Rohrisolierungen sind mit
Spannbandern oder Draht zu befestigen (mindestens 6 Wicklungen pro Ifd. Meter).

Brandschutzstein "ZZ-Brandschutzstein 200 BDS-N" und Kabelabschottung (Kombiabschottung)
"Kombischott ZZ-Steine 200 BDS-N" der Feuerwiderstandsklasse S 90 nach DIN 4102-9

ANHANG 1 - Installationen (Leitungen)
Abmessungen der nicht brennbaren Rohre mit Streckenisolierungen

Anlage 7

732568.18
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Nr. Z-19.15-1182 vom 1. Juni 2018

Bautechnik

Deutsches
Institut
fur

Rohre aus Kupfer, Stahl, Edelstahl oder Stahlguss isoliert mit

Foamglas® gemald Abschnitt 2.1.5.3; Isolierung durchgefiihrt (LS/CS)

16 1
14 14,2
T " wahlweise LS CS
E oder CS
e 101 Isolierungsdicke
S 25 mm < 40 mm
E 8 Isolierungsdicke
3 <50 mm
£
2 6 1
c
c
(]
= 4 4
25 ———
2 15 2,0 108,0
1,0 : 2alo 54.0 88,9
0 !
20 40 60 80 100

RohraufRendurchmesser [mm)]

* Foamglas, Deutsche Foamglas GmbH, Verklebung der Rohrschalen mit Kleber PC 18 und
Sicherung durch zwei Spannbander je Seite in 10 cm bzw. 40 cm Abstand zur Schottoberflache

Fir den Fall CS darf die an die Abschottung angrenzende Isolierungsdicke gréRer als die max.
Isolierungsdicke gem. Diagramm sein. Innerhalb der Abschottung sind jedoch die max. bzw. min.
Isolierungsdicken gem. Diagramm einzuhalten.

Fall Isolierungslédnge je Seite gemessen
von Schottoberfliche [mm]
LS Lokale Isolierung, durch Abschottung
gefihrt
Isolierung je Seite: Lange L = 500 mm
CS Uber gesamte Rohrlange angebrachte

Isolierung, durch Abschottung gefuhrt

Brandschutzstein "ZZ-Brandschutzstein 200 BDS-N" und Kabelabschottung (Kombiabschottung)
"Kombischott ZZ-Steine 200 BDS-N" der Feuerwiderstandsklasse S 90 nach DIN 4102-9

ANHANG 1 - Installationen (Leitungen)
Abmessungen der nicht brennbaren Rohre mit Streckenisolierungen

Anlage 8

732568.18

1.19.15-113/14
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-19.15-1182 vom 1. Juni 2018

Deutsches
Institut

fur
Bautechnik

Rohre aus Stahl, Edelstahl oder Stahlguss nach Anhang 1 mit

Isolierungen aus synthetischem Kautschuk gemall Abschnitt 2.1.5.2

16

RohrauBRendurchmesser [mm]

ia ] 14,2
- 12 -
£ ;
E Wahiweise ohne Isolierung je Seite
% 10 4 Isolierung Lange L 2
2 800 mm
3 8 Dicke 9 - 31 mm
o
£
s 61
[
c
Q
=z 4 4
2.9 3,2
26 63,5 88,9
g 15 o
1, 35,0
- i
5 5,0
0 20 40 60 80

Rohre aus Kupfer nach Anhang 1 mit Isolierungen aus synthetischem

Kautschuk gemal} Abschnitt 2.1.5.2

RohrauBRendurchmesser [mm]

14 1 14,2
_ 121
3
E i e
o 10 - Isolierung je Seite
S Lénge L = 800 mm
3 Dicke 9-31 mm
£ 8
g
£
e 61
c
c
[
z 4 -

2 2,0
1,0 12 54,0
; 280 350
0 i
0,0 20,0 40,0 60,0

Als Rohrisolierung muss synthetischer Kautschuk (Baustoffklasse DIN 4102-B1) gem.
Abschnitt 2.1.5.2 verwendet werden. Die Rohrisolierung und der Mantel dirfen wahlweise
durch die Abschottung hindurchgefiihrt werden oder an der Schottoberflache angrenzen. Die
Schnittkanten der Rohrisolierungen sind mit einem geeigneten Kleber zu verbinden. Zusatzlich
ist auf der Langsfuge ein geeignetes Klebeband (selbstklebender Streifen aus dem
Isoliermaterial) mit einer Breite = 50 mm und einer Dicke von ca. 3 mm vorzusehen.

Brandschutzstein "ZZ-Brandschutzstein 200 BDS-N" und Kabelabschottung (Kombiabschottung)
"Kombischott ZZ-Steine 200 BDS-N" der Feuerwiderstandsklasse S 90 nach DIN 4102-9

ANHANG 1 - Installationen (Leitungen)

Abmessungen der nicht brennbaren Rohre mit Streckenisolierungen

Anlage 9

732568.18
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Allgemeine Bauartgenehmigung Institut

. fur
Nr. Z-19.15-1182 vom 1. Juni 2018 Bautechnik

ZZ-Brandschutzstein 200 BDS-N:

e

Die Formteile durfen in Mattenform hergestellt werden,
die Breite B ist nicht begrenzt:

I
1
|
—— e
Schottdicke
MaRe in cm
Feuerwider- Abmessungen Schottdicke
standsklasse B H b
[em] [cm] [em]
S 90 2120 220 220,0
Brandschutzstein "ZZ-Brandschutzstein 200 BDS-N" und Kabelabschottung (Kombiabschottung)
"Kombischott ZZ-Steine 200 BDS-N" der Feuerwiderstandsklasse S 90 nach DIN 4102-9
Anlage 10

ANHANG 2 - Brandschutzstein / Formteil
ZZ-Brandschutzstein 200 BDS-N

732568.18 1.19.15-113/14
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches
Allgemeine Bauartgenehmigung lnstl’;gt
Nr. Z-19.15-1182 vom 1. Juni 2018 Bautechn‘ﬁ:

ZZ-\/akuumstein 200 BDS-N:

Der ZZ-Vakuumstein 200 BDS-N wird in Restspalte eingefligt und verschlief3t diese

nach Offnen der Folie. Wahlweise darf der ZZ-Vakuumstein 200 BDS-N mit
oder ohne Folie eingebaut werden.

ZZ-Nachinstallationskeil 200 BDS-N:

~Z

Der Nachinstallationskeil vereinfacht in schwierigen Einbaulagen das nachtragliche

Offnen der Kabelabschottung. Die mit den Nachinstalltionskeilen belegte Schottflache
darf eine GréRe 30 cm x 15 cm (B x H) nicht Gberschreiten.

ZZ-Vakuumstein 200 BDS-N / ZZ-Nachinstallationskeil 200 BDS-N

Mafe in cm
Feuerwider- Abmessungen Schottdicke
standsklasse b
[em] [em] [cm]
S 90 2120 220 220,0
Brandschutzstein "ZZ-Brandschutzstein 200 BDS-N" und Kabelabschottung (Kombiabschottung)
"Kombischott ZZ-Steine 200 BDS-N" der Feuerwiderstandsklasse S 90 nach DIN 4102-9
. . Anlage 11

ANHANG 2 — Brandschutzstein / Formteil 9

732568.18
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches
Allgemeine Bauartgenehmigung Instl;gt
ur

Nr. Z-19.15-1182 vom 1. Juni 2018

Bautechnik

!
Ansicht: 'P A

Mindestschott-
= abstand =2 10 cm Nichtbrennbare Rohre mit

brennbarer Isolierung
(s. Anhang 1)

Kabel / Kabel-

Kabeltragekonstruktion ’/,l,/”/

Nichtbrennbare Rohre mit nicht- I
brennbarer Isolierung
(s. Anhang 1)

Biindel @ < 100 mm
bestehend aus Elektro-
installationsrohren aus
Kunststoff (@ < 63 mm),
wahlweise mit Kabelbelegung

a2 |

Schnitt A-A: ——

3.3.6.5 verschlossen werden

150 c 150}

re

|
a2 i
T

i
|
|
L._._._.T»_A_._._._

-— Y f—
7 y
Vi A / ZZ
| R
Kabel / Kabel- >L ES >SL—
tragekonstruktion —F, 3 k
[N
Nichtbrennbare Rohre mit nicht 7 N ]
brennbarer Isolierung R .,~‘.
(s. Anhang 1)
- T D\
/' A S
Anfang und Ende von Elektro-Installations- 7 /Sy
rohrleitungen miissen gemé&R Abschnitt — A 1

Brennbare Rohre
(s. Anhang 1)

I Brennbare Rohre der Rohrgruppe
+ Aund B @> 110 mm (s. Anlage 6)
I missen mit ZZ-Manschette

Typ AJAS versehen werden
; (s. Anlage 23)
|

Nichtbrennbare Rohre,

\L unisoliert (s. Anhang 1)

Mindestarbeitsfreirdume:
siehe Anlage 20

Massivwand

-Brandschutzsteine 200 BDS-N

Siehe Anlage 7 bzw. 8

Offene Fugen und Zwickel sind mit
ZZ-Brandschutzmasse BDS-N bzw.
ZZ-Masse NE in einer Tiefe 2 2 cm
zu verfiillen

Unterstiitzung Kabeltragekonstruktion:

- Bei Schottabmessungen kleiner als
70 cm x 100 cm bzw. 100 cm x 70 cm
erste Unterstiitzung < 50 cm von der Schott-
oberflache anordnen

- Bei groReren Schottabmessungen erste
Unterstiitzung < 10 cm von Schott-
oberflache anordnen

ANHANG 3 - Aufbau der Abschottung
Aufbau der Kombiabschottung in Massivwanden

MaRe in cm
Feuerwider- Wanddicke Schottabmessungen Schottdicke
standsklasse c H B b
[em] [em] [ecm] [em]
S 90 2 20,0 <100,0 <100,0 220,0
Brandschutzstein "ZZ-Brandschutzstein 200 BDS-N" und Kabelabschottung (Kombiabschottung)
"Kombischott ZZ-Steine 200 BDS-N" der Feuerwiderstandsklasse S 90 nach DIN 4102-9
Anlage 12

732568.18
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-19.15-1182 vom 1. Juni 2018

Deutsches
Institut

fir
Bautechnik

Ansicht: [

Stahlschrauben mit Kunststoff- I
oder Metalldiibeln, Spanplatten-

%}B —_

Mindestschott-
abstand 2 10 cm

1

schrauben ohne Diibel in I
Porenbetondecke
Kabel / Kabel- |

Kabeltragekonstruktion e

.

Nichtbrennbare Rohre mit X
nichtbrennbarer Isolierung I
(s. Anhang 1)

Biindel @ < 100 mm

bestehend aus Elektro-
installationsrohren aus I
Kunststoff (& < 63 mm),

wahlweise mit Kabelbelegung .

I [T}

. I\
|

Schnitt B-B:

Massivwand

—
- -
ZZ-Brandschutzstein 200 BDS-N 7// 1

Kabel / Kabel-
tragekonstruktion

Nichtbrennbare Rohre mit nicht
brennbarer Isolierung
(s. Anhang 1)

Nichtbrennbare Rohre mit
1 brennbarer Isolierung

(s. Anhang 1)

Aufleistung aus nichtbrenn-
baren Bauplatten s. Abschnitt
2.1.4, Breite 25cm

L

. Brennbare Rohre
(s. Anhang 1)

| Brennbare Rohre der Rohrgruppe
Aund B @ > 110 mm (s. Anlage 6)

missen mit ZZ-Manschette

Typ A/AS versehen werden

(s. Anlage 23)

Nichtbrennbare Rohre,
unisoliert (s. Anhang 1)

|
|
T
|

Mindestarbeitsfreirdume:

siehe Anlage 20

Aufleistung aus nichtbrenn-
baren Bauplatten s. Abschnitt

2.1.4, Breite 25cm

Siehe Anlage 7 bzw. 8

e 1o
L - ===
1 RN M i
FOOONAAANYS ~ FOAOONANNYY
PO

TR

Anfang und Ende von Elektro-
Installationsrohrieitungen missen
geméan Abschnitt 3.3.6.5 verschlossen
werden

*) Wénde aus Gipsbauplatten:
- Wanddicke 8,0 cm < ¢ 20,0 cm
-d1bzw.d2<6cm
- Max. Schottabmessungen 84 x 57
oder 57 x 84 (s. Abschnitt 1.2.3)

Offene Fugen und Zwickel sind mit

ZZ-Brandschutzmasse BDS-N bzw.
ZZ-Masse NE in einer Tiefe 22 cm

zu verfillen

Unterstiitzung Kabeltragekonstruktion:

- Bei Schottabmessungen kleiner als
70 cm x 100 cm bzw. 100 cm x 70 cm
erste Unterstiitzung < 50 cm von der Schott-
oberflache anordnen

- Bei gréRBeren Schottabmessungen erste
Unterstiitzung < 10 cm von Schott-
oberflache anordnen

ANHANG 3 - Aufbau der Abschottung
Aufbau der Kombiabschottung in Massivwanden mit Aufleistungen

|50 ”lc‘) | 1<50] MaRe in cm
Feuerwider- Wanddicke Schottabmessungen Stérke der Aufleistung Schottdicke
standsklasse c’) H B d1, einseitig *) | d2, beidseitig *) b
[em] [em] [em] [em] [em] [em]
S 90 10,0=¢<20,0 <100,0 <100,0 200-c (20,0-c)/2 220,0
Brandschutzstein "ZZ-Brandschutzstein 200 BDS-N" und Kabelabschottung (Kombiabschottung)
"Kombischott ZZ-Steine 200 BDS-N" der Feuerwiderstandsklasse S 90 nach DIN 4102-9
Anlage 13

732568.18
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches
Allgemeine Bauartgenehmigung lnstl’;gt
Nr. Z-19.15-1182 vom 1. Juni 2018 Bautechn‘i';

Ansicht:

»C

Nichtbrennbare Rohre mit

...... 0 Mindostschol= brennbarer Isolierun
l abstand 2 10 cm 9
. B (s. Anhang 1)
I 1 1T 1

Kabel / Kabel-
Kabeltragekonstruktion

Nichtbrennbare Rohre mit
nichtbrennbarer Isolierung
(s. Anhang 1)

Biindel @ < 100 mm

Brennbare Rohre

(s. Anhang 1)
v - =

Brennbare Rohre der Rohrgruppe
Aund B @ > 110 mm (s. Anlage 6)

mussen mit ZZ-Manschette
Typ A/AS versehen werden

(s. Anlage 23)

bestehend aus Elektro-

installationsrohren aus

Kunststoff (& < 63 mm),
wahlweise mit Kabelbelegung

Nichtbrennbare Rohre,
unisoliert (s. Anhang 1)

|
|
|
~L

Rahmen aus nichtbrennbaren
Bauplatten nach Abschnitt 2.1.4

Schnitt C-C:

Massivwand

Siehe Anlage9 = 000F  BRRX

ZZ-Brandschutzsteine 200 BDS-N

Brennbare Rohre
(s. Anhang 1)

Kabel / Kabel-

tragekonstruktion

Nichtbrennbare Rohre,
unisoliert (s. Anhang 1)

Fugen zwischen Rahmen und Bauteil mit
mineralischem Mértel, Gips oder ZZ-Brand-
schutzmasse BDS-N bzw. ZZ-Masse NE

2 2 cm tief ausfiillen

Mindestarbeitsfreirdume:
siehe Anlage 20

Rahmen aus nichtbrennbaren
Bauplatten nach Abschnitt 2.1.4

Nichtbrennbare Rohre mit
Isolierungen aus synthe-
tischem Kautschuk

(s. Anlage 9)

Offene Fugen und Zwickel sind mit
ZZ-Brandschutzmasse BDS-N bzw.
ZZ-Masse NE in einer Tiefe 22 cm
zu verfillen

Unterstitzung Kabeltragekonstruktion:

- Bei Schottabmessungen kleiner als
70 cm x 100 cm bzw. 100 cm x 70 cm
erste Unterstiitzung < 50 cm von der Schott-
oberflache anordnen

- Bei grofReren Schottabmessungen erste
Unterstiitzung < 10 cm von Schott-
oberflache anordnen

ANHANG 3 — Aufbau der Abschottung
Aufbau der Kombiabschottung in Massivwanden mit Rahmen

MaRe in cm
Feuerwider- Wanddicke Schottabmessungen Rahmendicke Schottdicke
standsklasse [ H B d3 b
[cm] [cm] [cm] [cm] [cm]
S 90 >10,0 <100,0 <100,0 225/22x1,25 >20,0
Brandschutzstein "ZZ-Brandschutzstein 200 BDS-N" und Kabelabschottung (Kombiabschottung)
"Kombischott ZZ-Steine 200 BDS-N" der Feuerwiderstandsklasse S 90 nach DIN 4102-9
Anlage 14

732568.18

1.19.15-113/14



elektronische kopie der abz des dibt: z-19.15-1182

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung

Nr. Z-19.15-1182 vom 1. Juni 2018

Deutsches
Institut

fir
Bautechnik

Ansicht:

Rahmen aus nichtbrennbaren I
Bauplatten nach Abschnitt 2.1.4

Kabel / Kabel-
Kabeltragekonstruktion

Nichtbrennbare Rohre mit

Biindel @ < 100 mm

bestehend aus Elektro-
installationsrohren aus 3
Kunststoff (@ < 63 mm), I

wahlweise mit Kabelbelegung g |

Aufleistung aus nichtbrenn-
baren Bauplatten s. Abschnitt
2.1.4, Breite 25 cm
wahlweise ein- oder beidseitig

Schnitt D-D:

Leichte Trennwand

ZZ-Brandschutzsteine 200 BDS-N

B

I Mindestschottabstand
i D 210cm

r.—-—.—-—-—.—-—a—

2 5 cm bei Anordnung von Standern

" Nichtbrennbare Rohre mit

—t
—

brennbarer Isolierung
(s. Anhang 1)

/I

\|\
I
I
I
nichtbrennbarer Isolierung %
(s. Anhang 1)
I

. Brennbare Rohre
I (s. Anhang 1)

I Brennbare Rohre der Rohrgruppe

missen mit ZZ-Manschette

I Typ A/AS versehen werden

\ (s. Anlage 23)

Aund B @ > 110 mm (s. Anlage 6)

/ Ia_SI/Ia_BI \La3_l Iﬂ¥
H |

Nichtbrennbare Rohre,
unisoliert (s. Anhang 1)

a2}

Brennbare Rohre
(s. Anhang 1)

Kabel / Kabel-
tragekonstruktion

Mindestarbeitsfreirdume:
siehe Anlage 20

Fugen zwischen Rahmen und Bauteil mit
mineralischem Mértel, Gips oder ZZ-Brand-
schutzmasse BDS-N bzw. ZZ-Masse NE

= 2 cm tief ausfiillen

Rahmen aus nichtbrennbaren
Bauplatten nach Abschnitt 2.1.4

Nichtbrennbare Rohre mit
Isolierungen aus synthe-
tischem Kautschuk

(s. Anlage 9)

Offene Fugen und Zwickel sind mit
ZZ-Brandschutzmasse BDS-N bzw.
ZZ-Masse NE in einer Tiefe 2 2 cm
zu verfillen

Nichtbrennbare Rohre,
unisoliert (s. Anhang 1)

Aufleistung aus nichtbrenn-
baren Bauplatten s. Abschnitt
2.1.4, Breite 2 5 cm
wahlweise ein- oder beidseitig,

Unterstiitzung Kabeltragekonstruktion:

- Schotthéhe H < 57,5 cm: erste Unter-
stiitzung < 50 cm von Wandoberflache

- Schotthéhe H > 57,5 cm erste
Unterstitzung < 10 cm von Schott-
oberflache

d2<5cm
Mafe in cm
Feuerwider- Wanddicke Schottabmessungen Rahmendicke Schottdicke
standsklasse [ H B d3 b
[em] [ecm] [em] [em] [em]
S 90 210,0 2 o 22,5/22x125 220,0
Brandschutzstein "ZZ-Brandschutzstein 200 BDS-N" und Kabelabschottung (Kombiabschottung)
"Kombischott ZZ-Steine 200 BDS-N" der Feuerwiderstandsklasse S 90 nach DIN 4102-9
Anlage 15

ANHANG 3 — Aufbau der Abschottung
Aufbau der Kombiabschottung in leichten Trennwanden

732568.18

1.19.15-113/14




elektronische kopie der abz des dibt: z-19.15-1182

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-19.15-1182 vom 1. Juni 2018

Deutsches
Institut

fir
Bautechnik

Mindestschottabstand
220 cm

-— _] Aufleistung aus Priodek H, 42 mm

Ansicht: N [P

Kabel / Kabel-

Kabeltragekonstruktion

Nichtbrennbare Rohre aus Stahl,

Stahlguss oder Kupfer mit einem
@ < 35 mm und mit Isolierungen

aus Mineralwolle (s. Anlagen
4und 7 wahlweise mit Kunststoff-

oder Stahlblech-Ummantelung

ZZ-Brandschutzschaum 2K NE

1
.
.
3

|

Rahmen aus Priodek H, 42 mm L

Elektro-Installationsrohre
aus Kunststoff wahlweise
mit Kabelbelegung

Schnitt H-H:

Priowall gem. P-2009-B-2938

Mindestarbeitsfreirdume:
siehe Anlage 20

Aufleistung aus Priodek H, 42 mm

Rahmen aus Priodek H, 42 mm
Anordnung wahlweise mittig oder einseitig biindig

ZZ-Brandschutzschaum 2K NE

ZZ-Brandschutzsteine 200 BDS-N

Nichtbrennbare Rohre aus Stahl, Stahlguss oder
Kupfer mit einem @ < 35 mm und mit Isolierungen aus
Mineralwolle, mind. L 2 150 cm und Dicke 2 2 cm;
wahlweise mit Kunststoff- oder Stahlblech-
Ummantelung; alternativ kann die Isolierung im
Schottbereich unterbrochen werden

Kabel / Kabel-

tragekonstruktion

Unterstiitzung Kabeltragekonstruktion:

Offene Fugen und Zwickel sind mit
ZZ-Brandschutzmasse BDS-N bzw.
ZZ-Masse NE in einer Tiefe 2 2 cm

ANHANG 3 — Aufbau der Abschottung
Aufbau der Kombiabschottung in PRIOWALL EI90 Wéanden

Erste Unterstitzung < 20 cm von oe o
Schottoberflache anordnen ’ 2 verialien
- KA
J,_,l._4‘2 Mafe in cm
Feuerwider- Schottabmessungen Schottdicke
standsklasse H B b
[em] [em] [ecm]
S 90 <584 <584 220,0
Brandschutzstein "ZZ-Brandschutzstein 200 BDS-N" und Kabelabschottung (Kombiabschottung)
"Kombischott ZZ-Steine 200 BDS-N" der Feuerwiderstandsklasse S 90 nach DIN 4102-9
Anlage 16

732568.18

1.19.15-113/14



elektronische kopie der abz des dibt: z-19.15-1182

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/

Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-19.15-1182 vom 1. Juni 2018

Deutsches
Institut

fir
Bautechnik

Kabel / Kabel-
Kabeltragekonstruktion

Draufsicht: —

»E

¢ e e— c— e e ¢ e+ e ¢+ = Mindestschott-
abstand 2 10 cm

Nichtbrennbare Rohre mit
brennbarer Isolierung

(s. Anhang 1)

.

I SN

Nichtbrennbare Rohre mi

(s. Anhang 1)

t G
nichtbrennbarer Isolierung %

Brennbare Rohre (s. Anhang 1).
Bei Rohren der

Rohrgruppe Aund B @ < 110 mm
(s. Anlage 6) muss unterseitig

Biindel @ < 100 mm
bestehend aus Elektro-
installationsrohren aus
Kunststoff (& < 63 mm),

wahlweise mit Kabelbelegung

ein Streckgitter vorge-
sehen werden (s. Anlage 22)

Brennbare Rohre der Rohrgruppe
Aund B @ > 110 mm (s. Anlage 6)
miissen mit ZZ-Manschette

Typ A/AS versehen werden

(s. Anlage 23)

I Nichtbrennbare Rohre,

j‘\ unisoliert (s. Anhang 1)

Schnitt E-E:

: 82 |
L

Mindestarbeitsfreirdume:
siehe Anlage 20

Nichtbrennbare Rohre mit
nichtbrennbarer Isolierung
(s. Anhang 1)

Kabel / Kabel-

Siehe Anlage 7 bzw. 8

tragekonstruktion

Massivdecke

Anfang und Ende von Elektro-Installations-
rohrleitungen miissen geméaR Abschnitt
3.3.6.5 verschlossen werden

2L
VYT

ZZ-Brandschutzsteine 200 BDS-N

* Schottbereiche ohne Installationen sind ggf. mit MaRnahmen gem. Abschnitt 3.3.6.7

Offene Fugen und Zwickel sind mit
ZZ-Brandschutzmasse BDS-N bzw.
ZZ-Masse NE in einer Tiefe 2 2 cm
zu verfllen

ANHANG 3 — Aufbau der Abschottung
Aufbau der Kombiabschottung in Massivdecken

zu versehen. (s. Anlage 24) Mafe in cm
Feuerwider- Deckendicke Schottabmessungen Schottdicke
standsklasse c Lange B b
[em] [cm] [em] [em]
S 90 220,0 unbegrenzt <70,0* 220,0
Brandschutzstein "ZZ-Brandschutzstein 200 BDS-N" und Kabelabschottung (Kombiabschottung)
"Kombischott ZZ-Steine 200 BDS-N" der Feuerwiderstandsklasse S 90 nach DIN 4102-9
Anlage 17

732568.18

1.19.15-113/14



elektronische kopie der abz des dibt: z-19.15-1182

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches

Allgemeine Bauartgenehmigung |“5t";‘,!t

Nr. Z-19.15-1182 vom 1. Juni 2018 Bautechnilk
|

TSI N l F S A= Mindestschott-

Draufsicht:

Stahlschrauben mit Kunststoff-
oder Metalldiibeln, Spanplatten-

abstand 2 10 cm

Nichtbrennbare Rohre mit

T

.|~ brennbarer Isolierung
(s. Anhang 1)

schrauben ohne Diibel in Porenbetondecke

/ | Aufleistung aus nichtbrenn-

Kabel / Kabel- 2

Kabeltragekonstruktion /_I,/

Nichtbrennbare Rohre mit
nichtbrennbarer Isolierung
(s. Anhang 1)

Biindel @ < 100 mm
bestehend aus Elektro-
installationsrohren aus
Kunststoff (& < 63 mm),

/o,

—% —% .,  baren Bauplatten s. Abschnitt

© | 2.1.4, Breite 25 cm
//I Brennbare Rohre (s. Anhang 1).

Bei Rohren der

—y I Rohrgruppe Aund B @ <110 mm

o (s. Anlage 6) muss unterseitig

@© I ein Streckgitter vorge-

_ sehen werden (s. Anlage 22)
|

e

oy =4 Aund B @ > 110 mm (s. Anlage 6)

o 5 miissen mit ZZ-Manschette

Typ A/AS versehen werden
(s. Anlage 23)

o
I Brennbare Rohre der Rohrgruppe

Nichtbrennbare Rohre,
\l unisoliert (s. Anhang 1)

|

wahlweise mit Kabelbelegung T/
n

3

a2

. Al

Lo

Schnitt F-F:

Nichtbre!
mit nicht
Isolierun

a2 |

<25

-

— — | @

nnbare Rohre
brennbarer
g (s. Anhang 1)

Siehe Anlage 7 bzw. 8

Aufleistung aus nichtbrenn-
baren Bauplatten s. Abschnitt
2.1.4, Breite 25 cm
wahlweise deckenober- oder
deckenunterseitig

t:
L
b W

)

Massivdecke

ZZ-Brandschutzsteine

Mindestarbeitsfreirdume:

. F siehe Anlage 20

Anfang und Ende von Elektro-Installations-
rohrleitungen miissen gemaR Abschnitt
3.3.6.5 verschlossen werden

&

Offene Fugen und Zwickel sind mit
ZZ-Brandschutzmasse BDS-N bzw.
ZZ-Masse NE in einer Tiefe 2 2 cm

200 BDS-N zu verfiillen
Kabel / Kabel-
tragekonstruktion
* Schottbereiche ohne Installationen sind ggf. mit MaRnahmen gem. Abschnitt 3.3.6.7 zu versehen. (s. Anlage 24) Mafe in cm
Feuerwider- Deckendicke Schottabmessungen Stéarke der Aufleistung Schottdicke
standsklasse c Lange B d1, einseitig d2, beidseitig b
[cm] [em] [ecm] [cm] [cm] [cm]
S 90 15,0=¢<20,0 unbegrenzt <70,0* 20,0-c (20,0-c)/2 220,0
Brandschutzstein "ZZ-Brandschutzstein 200 BDS-N" und Kabelabschottung (Kombiabschottung)
"Kombischott ZZ-Steine 200 BDS-N" der Feuerwiderstandsklasse S 90 nach DIN 4102-9
Anlage 18

ANHANG 3 — Aufbau der Abschott

ung

Aufbau der Kombiabschottung in Massivdecken mit Aufleistung

732568.18

1.19.15-113/14




elektronische kopie der abz des dibt: z-19.15-1182

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches
Allgemeine Bauartgenehmigung |n5tl:ljt
. ur
Nr. Z-19.15-1182 vom 1. Juni 2018 Bautechnik
I £ II G Nichtbrennbare Rohre mit
m I_ I Mindestschott- brennbarer Isolierung
. B abstand 210cm  (s. Anhang 1)
| 1 (.
I ==
: [ I ﬂ
Brennbare Rohre (s. Anhang 1).
Ratiel | ieatie): I OO a3 a3 a2 Bei Rohren der

Kabeltragekonstruktion / B

Nichtbrennbare Rohre mit
nichtbrennbarer Isolierung
(s. Anhang 1)

Bindel @ < 100 mm
bestehend aus Elektro-
installationsrohren aus
Kunststoff (3 < 63 mm),
wahlweise mit Kabelbelegung

Rahmen aus nichtbrennbaren
Bauplatten nach Abschnitt 2.1.4

Schnitt G-G:

Nichtbrennbare Rohre mit

Brennbare Rohre

(s. Anhang 1)

Rohrgruppe A und B @ < 110 mm
(s. Anlage 6) muss unterseitig
ein Streckgitter vorge-

sehen werden (s. Anlage 22)

[ |
|
|
’}l—’ Brennbare Rohre der Rohrgruppe

| Aund B @ > 110 mm (s. Anlage 6)
missen mit ZZ-Manschette
. Typ A/AS versehen werden

\l (s. Anlage 23)

Nichtbrennbare Rohre,
unisoliert (s. Anhang 1)

I
L

Mindestarbeitsfreirdume:
siehe Anlage 20

Isolierungen aus synthe-
tischem Kautschuk
(s. Anlage 9)

Siehe Anlage 9

Rahmen aus nichtbrenn-
baren Bauplatten s. Abschnitt
214

Nichtbrennbare Rohre,
unisoliert (s. Anhang 1)

Massivdecke

ZZ-Brandschutzsteine 200 BDS-N

Bei Rohren der Rohrgruppe A und B
(s. Anhang 1) @ <110 mm muss
unterseitig ein Streckgitter
vorgesehen werden (s. Anlage 22)

Offene Fugen und Zwickel sind mit
ZZ-Brandschutzmasse BDS-N bzw.
ZZ-Masse NE in einer Tiefe 2 2 cm

zu verfillen

Kabel / Kabel-
tragekonstruktion

ANHANG 3 — Aufbau der Abschottung
Aufbau der Kombiabschottung in Massivdecken mit Rahmen

* Schottbereiche ohne Installationen sind ggf. mit MaRnahmen gem. Abschnitt 3.3.6.7 zu versehen. (s. Anlage 24) MaRe in cm
Feuerwider- Deckendicke Schottabmessungen Rahmendicke Schottdicke
standsklasse (] Lange b
[em] [em] [em] [em] [em]
S 90 15,0=¢<20,0 unbegrenzt <70,0* 225/22x1,25 =>20,0
Brandschutzstein "ZZ-Brandschutzstein 200 BDS-N" und Kabelabschottung (Kombiabschottung)
"Kombischott ZZ-Steine 200 BDS-N" der Feuerwiderstandsklasse S 90 nach DIN 4102-9
Anlage 19

732568.18

1.19.15-113/14



elektronische kopie der abz des dibt: z-19.15-1182

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/

Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-19.15-1182 vom 1. Juni 2018

Deutsches

Bautechnik

Institut
fir

Mindestarbeitsfreirdume;

Ansicht:

Kabel, Kabeltragekonstruktionen,
Elektroinstallationsrohre/ Rohre

Nichtbrennbare Rohre
mit Isolierung
(s. Anhang 1)

Nichtbrennbare Rohre mit
nichtbrennbarer Isolierung gem.
Abschnitt 2.1.5.1 (Isolierung aus
Mineralwolle) bzw. Abschnitt
2.1.5.3 (Isolierung aus Foamglas)

Mindestarbeitsfreirdume:

f — — — S— w— — . w—

a1l: Durchgefuhrtes Element / Obere Bauteillaibung der Abschottung
a2: Durchgefihrtes Element / Untere bzw. seitliche Bauteillaibung der Abschottung
a3: Durchgefiihrtes Element / Durchgefiihrtes Element

| Nichtbrennbare Rohre,
unisoliert (s. Anhang 1)

Brennbare Rohre
(s. Anhang 1)

Mindestarbeitsfreirdaume

Durchgefiihrtes
Element L « 3
Kabel/ Kabeltragekonstruktionen/ Omm
Kabel/ Ka'beltrage- Elektroinstallationsrohre
konstruktionen/ Elektro- 0 mm 0mm Kabelt konstrukti rikal 0
installationsrohre (inkl. - abeltragekonstruktionen (vertial) mn:
Speedpipes) (50 mm) (50 mm)
Andere durchgefiihrte Elemente 50 mm |
Nichtbrennbare Rohre g . -
mit nichtbrennbarer 0 mm 0 mm Eb; RoZre mh't l}?;rltsollz—lf:rungt 58 nm
Isolierung ** ndere durchgefiihrte Elemente mm .
:ig';ieRrg::re;:: Nbr. Rohre mit Isolierung aus 50 mm
ng 50 mm 50 mm synthetischem Kautschuk
synthetischien Andere durchgefiihrte Element 50
Kautschuk ndere durchgefiihrte Elemente mm ‘
o Unisolierte nbr. Rohre 50 mm
SIREOHSHIETRE. DI SR e Andere durchgefiihrte Elemente 50 mm
Brennbare Rohre 50 mm
BrennbareRotire smm G0.mm Andere durchgefiihrte Elemente 50 mm

*  Bei Verwendung von ZZ-Brandschutzschaum 2K NE

*k

Bei nichtbrennbaren Rohren mit nichtbrennbarer Isolierung gem. Abschnitt

2.1.5.1 (Isolierungen aus Mineralwolle bzw. Abschnitt 2.1.5.3 (Isolierung aus
Foamglas) beziehen sich die Mindestarbeitsfreirdume immer auf die

Rohraul3enseite

Brandschutzstein "ZZ-Brandschutzstein 200 BDS-N" und Kabelabschottung (Kombiabschottung)
"Kombischott ZZ-Steine 200 BDS-N" der Feuerwiderstandsklasse S 90 nach DIN 4102-9

ANHANG 3 — Aufbau der Abschottung
Mindestabstande

Anlage 20

732568.18

1.19.15-113/14
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches
Allgemeine Bauartgenehmigung lnstl’;gt
Nr. Z-19.15-1182 vom 1. Juni 2018 Bautechn‘i';

Verwendung von ZZ-Brandschutzschaum 2K NE:

Ansicht:

—— = ———————

* ZZ-Brandschutz-
schaum 2K NE

Nichtbrennbare Rohre mit
brennbarer Isolierung |
(s. Anhang 1)

Kabel / Kabel-
Kabeltragekonstruktion

\i-\ :

Nichtbrennbare Rohre mit
nichtbrennbarer Isolierung |
(s. Anhang 1) 2

Brennbare Rohre

(s. Anhang 1)

Nichtbrennbare Rohre, I

unisoliert (s. Anhang 1) /_'I
Bindel @ < 100 mm .

bestehend aus Elektro- I

installationsrohren aus
Kunststoff (@ < 63 mm),

I ZZ-Brandschutz-

ZZ-Brandschutz-
schaum 2K NE

Mindestarbeitsfreirdume:

wahlweise mit Kabelbelegung siehe Anlage 20

Teilbereiche zwischen Installationen sowie zwischen Installationen und den
Offnungslaibungen kénnen bis zu einer GréRe von maximal 450 mm x 500 mm
(Breite x Hohe) oder 0,225 m? mit ZZ-Brandschutzschaum 2K NE gemaR Abschnitt
2.1.3 ausgefullt werden. Spalte zwischen ZZ-Brandschutzsteinen 200 BDS-N und
Offnungslaibung kénnen bis zu einer Breite von 60 mm verschlossen werden.

Die Verfllltiefe mit ,ZZ-Brandschutzschaum 2K NE* muss jeweils der
Mindestschottdicke von 200 mm entsprechen.

Brandschutzstein "ZZ-Brandschutzstein 200 BDS-N" und Kabelabschottung (Kombiabschottung)
"Kombischott ZZ-Steine 200 BDS-N" der Feuerwiderstandsklasse S 90 nach DIN 4102-9

ANHANG 3 — Aufbau der Abschottung
Verwendung von ZZ-Brandschutzschaum 2K NE

Anlage 21

732568.18

1.19.15-113/14



elektronische kopie der abz des dibt: z-19.15-1182

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches
Allgemeine Bauartgenehmigung '“St";‘,!t
Nr. Z-19.15-1182 vom 1. Juni 2018 b

Bautechnik

Schaumstabilisierung in Deckenabschottungen

Anzuordnen bei der Abschottung von Rohren der Rohrgruppen A und B (s. Anlage 6) bis zu einem

RohrauRendurchmesser 110 mm

Wahlweise einseitig geschlitzt oder

An S i Cht S Ch Ottu nte rse ite : aus Teilen zusammengesetzt,

Uberlappung zuléssig

2.1.5.1 durfen bis auf 10 mm

| an das Rohr herangefiihrt Spalt zwischen Rohr und
werden g Streckgitter maximal 20 mm
i b e o 2
1111l LLLIN
. AP T .(
s N
¥ 1 .- .
| \ 3 Streckgitter
5 i
| R EanEEy
1 1
. TS sy
| :- H 11l 111 -'
o = > Allzweckschraube mit Selbstschneidegewinde
. T D 26,0 mm; 150 mm < L <200 mm

Ausfiihrung wahlweise rund
oder eckig

SChnItt Rohre @ <110 mm der

Anlage 6

Rohrgruppe A und B gemaf

. < - ) ne ) .
) < g .- 4, * < 8 o a4
«
v % ‘e a &% a4 < * > < s
. - a a ‘. o
-
4 .. & - « 4 * s « et o
4 . 4, i . 4 4 N
o s 4 - & < oA . A
wn * <. 4 3 -
0 J
. - .
el v B = a P A S < o
a .
Al ‘ ? ) a A, < 3 4 .
4 « «
e - &M . a . £ «
a ca « P & a "
4 4 o 2 ol 4

ZZ-Brandschutzsteine 200 BDS-N

Allzweckschraube mit Selbstschneidegewinde
D 26,0 mm; 150 mm <L <200 mm

Brandschutzstein "ZZ-Brandschutzstein 200 BDS-N" und Kabelabschottung (Kombiabschottung)
"Kombischott ZZ-Steine 200 BDS-N" der Feuerwiderstandsklasse S 90 nach DIN 4102-9

ANHANG 3 — Aufbau der Abschottung
Einbau brennbare Rohre @ < 110 mm

Anlage 22
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches

Allgemeine Bauartgenehmigung Insti';gt
Nr. Z-19.15-1182 vom 1. Juni 2018 Bautechnil

Montage der ZZ-Manschette Typ A/AS

Anzuordnen bei der Abschottung von Rohren der Rohrgruppen A und B (s. Anlage 6) mit
einem RohrauRendurchmesser > 110 mm

ZZ-Brandschutzstein
200 BDS-N
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AnS|Cht ZZ-Manschette Typ A/AS gemal
ABZ Z-19.17.1659
Rohre @ > 110 mm der I_ | ‘ ‘ |
Rohrgruppe A und B geman .
Anlage 6 !

Gewindestangen aus Stahl
2 @ 6 mm, Muttern und
Unterlegscheiben
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Schnitt;

Deckenabschottung: Wandabschottung:
ZZ-Brandschutzstein Gewindestangen aus ZZ-Manschette Typ A/AS
200 BDS-N 3‘3512;@:(1%':{(9”6 und Haltewinkel gem&R  77_Brandschutzstein
u u .
schelben g ABZ Z-19.17.1659 200 BDS-N
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Rohre @ > 110 mm
der Rohrgruppe A und
B geméaf Anlagen 6
b 2200
Rohre @ > 110 mm ZZ-Manschette Typ A/AS
der Rohrgruppe A und und Haltewinkel gemafl
B gemaR Anlagen 6 ABZ Z-19.17.1659

Gewindestangen aus
Stahl 2 @ 6 mm,
Muttern und Unterleg-
scheiben

Brandschutzstein "ZZ-Brandschutzstein 200 BDS-N" und Kabelabschottung (Kombiabschottung)
"Kombischott ZZ-Steine 200 BDS-N" der Feuerwiderstandsklasse S 90 nach DIN 4102-9

ANHANG 3 — Aufbau der Abschottung
Einbau brennbare Rohre mit ZZ-Manschette Typ A/AS
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/

Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-19.15-1182 vom 1. Juni 2018

Deutsches
Institut

Bautechnik

fiir

Draufsicht: Einlage von Glasgewebestreifen

Einlage eines Glasgewebe-
streifens Uber die gesamte
Schottbreite und -dicke

Draufsicht:

Unbegrenzte Lénge
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Deckenunterseitige Montage eines Stahlbauteils

Bauteil aus Stahl, mind. 40 mm
breit und mind. 2 mm dick,
deckenunterseitig mit Stahl-
schrauben befestigt

Unbegrenzte Lange

werden (nicht dargestellt).
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Bei Einbau in Offnungen in Massivdecken (s. Anlagen 17-19), die breiter als 50 cm < B < 70 c¢m sind, muss in
Abschottungen ohne Belegung bzw. in Bereichen ohne Belegung mit einer Lange L > 50 cm eine der folgenden
MafRnahmen erfolgen (s.a. Abschnitt 3.3.6.7):
In den Lagerfugen der betroffenen Bereiche muss alle 24 cm ein Glasgewebestreifen eingelegt werden, oder es
muss alle 50 cm ein Stahlbauteil - Mindestabmessung 40 mm x 2 mm - unterhalb der Deckenabschottung
befestigt werden. Wahlweise kann in den betroffenen Bereichen deckenunterseitig ein Metallgitter befestigt

Brandschutzstein "ZZ-Brandschutzstein 200 BDS-N" und Kabelabschottung (Kombiabschottung)
"Kombischott ZZ-Steine 200 BDS-N" der Feuerwiderstandsklasse S 90 nach DIN 4102-9

ANHANG 3 — Aufbau der Abschottung
Sicherung von Bereichen ohne Belegung
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches
Allgemeine Bauartgenehmigung Institut

. fur
Nr. Z-19.15-1182 vom 1. Juni 2018 Bautechnik

Ubereinstimmungserklarung

— Name und Anschrift des Unternehmens, das die Kabelabschottung (Kombiabschottung)
(Genehmigungsgegenstand) hergestellt hat

— Baustelle bzw. Gebéaude: ....

— Datum der Errichtung: ....

— Geforderte Feuerwiderstandsfahigkeit: .....

Hiermit wird bestatigt, dass

— die Kabelabschottung (Kombiabschottung) ... zum Einbau in W&nde* <und -Decken* der
Feuerwiderstandsfahigkeit ... hinsichtlich aller Einzelheiten fachgerecht und unter Einhaltung aller
Bestimmungen der allgemeinen Bauartgenehmigung Nr.: Z-19.15-.... des Deutschen Instituts flr
Bautechnik vom .... (und ggf. der Bestimmungen der Anderungs- und-Erganzungsbescheide vom .... )
errichtet sowie gekennzeichnet wurde(n) und

— die fir die Errichtung des Genehmigungsgegenstands verwendeten Bauprodukte entsprechend den
Bestimmungen der allgemeinen Bauartgenehmigung gekennzeichnet waren.

* Nichtzutreffendes streichen

(Ort, Datum) (Firma/Unterschrift)

(Diese Bescheinigung ist dem Bauherrn zur ggf. erforderlichen Weitergabe an die zustandige
Bauaufsichtsbehorde auszuhandigen.)

Brandschutzstein "ZZ-Brandschutzstein 200 BDS-N" und Kabelabschottung (Kombiabschottung)
"Kombischott ZZ-Steine 200 BDS-N" der Feuerwiderstandsklasse S 90 nach DIN 4102-9

- S Anl 2
Anhang 4 - Muster fur die Ubereinstimmungserklarung nlage 25
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