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ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Mit der allgemeinen Bauartgenehmigung ist die Anwendbarkeit des Regelungsgegenstandes
im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

Dieser Bescheid ersetzt nicht die fur die Durchfiihrung von Bauvorhaben gesetzlich vorge-
schriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigungen.

Dieser Bescheid wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbesondere privater Schutzrechte,
erteilt.

Dem Anwender des Regelungsgegenstandes sind, unbeschadet weitergehender Regelun-
gen in den "Besonderen Bestimmungen”, Kopien dieses Bescheides zur Verfiigung zu stel-
len. Zudem ist der Anwender des Regelungsgegenstandes darauf hinzuweisen, dass dieser
Bescheid an der Anwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten
Behodrden ebenfalls Kopien zur Verfigung zu stellen.

Dieser Bescheid darf nur vollstandig vervielféaltigt werden. Eine auszugsweise Verdffent-
lichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fur Bautechnik. Texte und Zeichnun-
gen von Werbeschriften diirfen diesem Bescheid nicht widersprechen, Ubersetzungen
miissen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fiir Bautechnik nicht gepriifte Ubersetzung der
deutschen Originalfassung” enthalten.

Dieser Bescheid wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen kdénnen nachtraglich erganzt
und geadndert werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.

Dieser Bescheid bezieht sich auf die von dem Antragsteller im Genehmigungsverfahren zum
Regelungsgegenstand gemachten Angaben und vorgelegten Dokumente. Eine Anderung
dieser Genehmigungsgrundlagen wird von diesem Bescheid nicht erfasst und ist dem
Deutschen Institut fur Bautechnik unverziglich offenzulegen.

Die von diesem Bescheid umfasste allgemeine Bauartgenehmigung gilt zugleich als allge-
meine bauaufsichtliche Zulassung fur die Bauart.
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BESONDERE BESTIMMUNGEN
Regelungsgegenstand und Anwendungsbereich

Regelungsgegenstand

Die allgemeine Bauartgenehmigung gilt fur die Bauart Perimeterddmmsystem bestehend
aus den extrudergeschaumten Polystyrol-Hartschaumplatten nach ETA-17/0910 mit
Schaumhaut (nachfolgend als Extruderschaumplatten bezeichnet) gemaf Abschnitt 1.1.1
und Klebern bzw. Dichtmassen gemé&f Abschnitt 1.1.2.

Extruderschaumplatten

Die Extruderschaumplatten miissen der ETA-17/0910 vom 22.11.2017 entsprechen und fir
alle Nenndicken die Anforderungen gemafR ETA-17/0910 erfillen.

Im Perimeterddmmsystem sind Extruderschaumplatten mit Nenndicken gemaR Tabelle 1 zu
verwenden.

Tabelle 1: Bezeichnung und Nenndicken der Extruderschaumplatten

Produkttyp FIBRANXps FIBRANxps | FIBRANxps
Bezeichnung gemaf ETA-17/0910 vom S 300-L S 500-L S 700-L
22.11.2017

Nenndicke (mm) 50 - 200 50 - 200 80 - 120

Die Extruderschaumplatten haben beidseitig eine glatte Oberflache und weisen eine Kanten-
profilierung (z. B. Stufenfalz, Tiefe = 15 mm) auf.

Kleber und Dichtmassen

Zum Schutz und zur Befestigung der Extruderschaumplatten entsprechend Abschnitt 3.3
sind Kleber und Dichtmassen zu verwenden, die bezlglich der Beanspruchung durch
drickendes Wasser geeignet sind. Bei einer bitumindsen Abdichtung sind z. B. l6semittel-
freie Zweikomponentenkleber bzw. |6semittelfreie Reaktionskleber verwendbar. Bei Beton
mit hohem Wassereindringwiderstand nach DIN EN 206-1' und DIN 1045-2? eignen sich
auch entsprechende Dispersionskleber.

Die Kleber miissen mit der Abdichtung sowie mit den Extruderschaumplatten vertraglich sein
und mindestens die Anforderungen an normalentflammbare Baustoffe erfillen. Der Antrag-
steller hat geeignete Kleber zu benennen.

Die technischen Datenblatter und Verarbeitungsvorschriften des Kleberherstellers sind zu
beachten.

Anwendungsbereich

Das Perimeterdammsystem darf zur Warmedammung von erdberihrten Wéanden und Keller-
fuRboden (statisch nichttragende Bauteile) aus massiven mineralischen Baustoffen verwen-
det werden.

Das Perimeterddammsystem darf im langanhaltend oder standig driickenden Wasser (Grund-
wasser) bzw. bei aufstauendem Sickerwasser® verwendet werden, wobei die Platten maxi-
mal 3,50 m in das Wasser eintauchen dirfen.

Das Perimeterdammsystem darf jedoch nicht unter Fundamenten angewendet werden.

DIN EN 206-1:2001-07

DIN EN 206-1/A1:2004-10

DIN EN 206-1/A2:2005-09 Beton; Teil 1: Festlegung, Eigenschaften und Konformitat; Deutsche Fassung
EN 206-1:2000

DIN 1045-2:2008-08 Tragwerke aus Beton, Stahlbeton und Spannbeton; Teil 2: Beton; Festlegung,
Eigenschaften, Herstellung und Konformitét; Anwendungsregeln zu DIN EN 206-1

Im Sinne der Wassereinwirkungsklasse W2-E (Drickendes Wasser) nach der DIN 18533-1: Abdichtungen von

erdberlhrten Bauwerken - Teil 1: Anforderungen, Planungs- und Ausfiihrungsgrundsatze

1.23.33-35/17
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Die Dammschichten des Perimeterdammsystems durfen unter Beachtung der Bestimmun-
gen dieser allgemeinen Bauartgenehmigung abweichend von den Festlegungen der
DIN 4108-2, Abschnitt 5.2.2, beim rechnerischen Nachweis des Wéarmeschutzes beriick-
sichtigt werden.

Bestimmungen fir Planung und Bemessung

Planung
Auftriebssicherung bei Anwendung im Grundwasser

Bei Anordnung der Extruderschaumplatten im Grundwasser ist die Auftriebssicherung der
Warmedammplatten durch eine statische Berechnung unter Berlcksichtigung des Bemes-
sungswasserstandes® am Bauwerksstandort nachzuweisen. Gegebenenfalls sind besondere
konstruktive MaRhahmen vorzusehen.

Die Auftriebskrafte dirfen nicht tGber eine bitumindse Verklebung/Abdichtung weitergeleitet
bzw. in das Bauwerk eingeleitet werden.

Bemessung

Nachstehende Angaben fiir die bauphysikalischen Nachweise sind zu bericksichtigen.
Warmeleitfahigkeit

Die Extruderschaumplatten im Perimeterdammsystem diirfen, abweichend von DIN 4108-2*,
Abschnitt 5.2.2, beim rechnerischen Nachweis des Warmeschutzes entsprechend den
Bestimmungen dieser allgemeinen Bauartgenehmigung berlicksichtigt werden, auch wenn
sie aulRerhalb der Abdichtung angeordnet sind.

Beim rechnerischen Nachweis des Wéarmeschutzes sind fur die Extruderschaumplatten die
anwendungsspezifischen Bemessungswerte der Warmeleitfahigkeit nach Tabelle 2 in
Ansatz zu bringen.

Tabelle 2: Bemessungswerte der Warmeleitfahigkeit

Plattentyp Dicke der Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit

Bezeichnung Extruder- W/(m-K) im Einbauzustand bei
schaumplatten | driickendem Wasser und aufstauendem
(mm) Sickerwasser® nach Abschnitt 1.2
50<d <120 0,042

FIBRANxps S 300-L '

P 120 < d < 200 0,045

50 0,042

FIBRANxps S 500-L [60<d<120 0,043
120 <d <200 0,045
80 0,041

FIBRANxps S 700-L 80 < d < 120 0.042

Als Dicke der Extruderschaumplatten gilt die Nenndicke.

DIN 4108-2:2013-02 Warmeschutz und Energie-Einsparung in Gebauden; Teil 2: Mindestanforderungen
an den Warmeschutz

Entsprechend DIN 18533-1: Abdichtungen von erdberuhrten Bauwerken - Teil 1: Anforderungen, Planungs- und

Ausfuhrungsgrundsétze; Abschnitt 5.1 ist der Bemessungsgrundwasserstand (HGW), der sich witterungsbedingt

und auf Grund hydrogeologischer Beschaffenheit im Baugrund einstellen kann, oder der Bemessungshochwasser-

stand (HHW), wobei der hohere Wert maRgebend ist.

1.23.33-35/17
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Bestimmungen fir die Ausfiihrung

Allgemeines

Der Einbau des Warmedammsystems (Regelungsgegenstand) muss nach den Bestimmun-
gen dieser allgemeinen Bauartgenehmigung und durch Unternehmen erfolgen, die aus-
reichende Erfahrungen auf diesem Gebiet haben.

Der Antragsteller hat hierzu die ausfihrenden Unternehmen {ber die Bestimmungen der
allgemeinen Bauartgenehmigung und die Herstellung des Warmedammsystems zu unter-
richten und ihnen bei Fragen zur Verfigung zu stehen. Insbesondere hat er die erforder-
lichen Angaben und Unterlagen zu den Bauprodukten nach Abschnitt 1 zur Verfligung zu
stellen.

Der Antragsteller hat den ausfihrenden Unternehmen eine Kopie der allgemeinen Bauartge-
nehmigung sowie Verlegeanweisungen zur Verfigung zu stellen, die er in Ubereinstimmung
mit dieser allgemeinen Bauartgenehmigung erstellt.

Bauwerksabdichtung

Das Gebaude und seine Bauteile, vor denen das Perimeterddmmsystem angeordnet werden
soll, missen vor einer Beanspruchung durch Wasser geschitzt werden. Dazu sind entspre-
chend der Wasserbeanspruchung durch driickendes Wasser z. B. Bauwerksabdichtungen
nach DIN 18533° einzubauen.

Die Bauwerksabdichtung einschlieRlich der zum Einsatz kommenden Hilfsstoffe muss mit
den Extruderschaumplatten vertraglich sein.

Warmedammschicht

Es dirfen nur Extruderschaumplatten verwendet werden, die eine Kantenprofilierung
(z. B. Stufenfalz) haben.

Die Extruderschaumplatten dirfen auRerhalb der Bauwerksabdichtung in Bereichen von
standig oder langanhaltend driickendem Wasser einlagig verlegt werden.

Die Extruderschaumplatten missen dicht gestol3en im Verband verlegt werden und im
Wandbereich eben auf dem Untergrund aufliegen. KreuzsttRRe sind zu vermeiden.

Die Extruderschaumplatten missen an der zu dammenden Auf3enwand so dicht befestigt
werden, dass ein Hinterlaufen der Warmedammung mit Wasser nicht moglich ist. Die Extru-
derschaumplatten sind hierzu vollflachig mit einem vom Antragsteller zu benennenden
Kleber entsprechend Abschnitt 1.1.2 mit dem Untergrund zu verkleben.

Bei Anordnung der Extruderschaumplatten unter KellerfuBbdden ist zwischen der Warme-
dammschicht und dem KellerfuBboden eine Trennschicht (z. B. eine PE-Folie) zu verlegen.

Die Extruderschaumplatten sind dauerhaft gegen Auftrieb entsprechend Abschnitt 2.1.1 zu
sichern.

Die Warmedammeschicht ist gegen seitlichen Wasserzufluss zu schitzen. Der seitliche Plat-
tenrand der Extruderschaumplatten ist hierzu umlaufend durch Verspachteln mit Kleber oder
geeigneten bitumindsen Dichtmassen entsprechend Abschnitt 1.1.2 vor dem Eindringen von
Wasser zu schitzen.

Der Antragsteller hat entsprechende Ausfihrungsvorschriften bzw. Verlegeanweisungen zur
Verfligung zu stellen.

Baugrubenverfillung

Zum Verflllen der Baugrube ist Verfiillboden (gleichmaRig gemischt-kdrniges Sand-Kies-
Gemisch) lagenweise einzubauen und so zu verdichten, dass die Warmedammung durch
Beschéadigung der Extruderschaumplatten nicht beeintréachtigt wird. Kann eine Beschadigung
hierbei nicht ausgeschlossen werden, so ist vor dem Verfullen eine Schutzschicht anzuord-
nen.

DIN 18533 Abdichtungen von erdberthrten Bauwerken (in der jeweils gultigen Fassung)

1.23.33-35/17
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Sockelbereich/Anschliisse

Im Sockelbereich und an der Gelandeoberflache sind die Extruderschaumplatten vor mecha-
nischen Beschadigungen und UV-Strahlung zu schiitzen. Durch geeignete MaRnahmen ist
sicherzustellen, dass die Dammschicht nicht von Wasser (z. B. auf der Gelandeoberflache
flieBendes oder von der Fassade abflieRendes Niederschlagswasser) hinterlaufen werden
kann. Die Regeln fir die Abschlisse von Abdichtungen am Geb&udesockel z. B. nach
DIN 18533° sind zu beachten.

Der Anschlussbereich des Perimeterdammsystems zum Wandbereich oberhalb der Erdober-
flache ist konstruktiv so auszubilden, dass keine unzuldssigen Warmebricken entstehen
kénnen.

Ubereinstimmungsbestatigung

Der Unternehmer, der das Warmedammsystem (Regelungsgegenstand) einbaut, muss fir
jedes Bauvorhaben eine Ubereinstimmungsbestatigung ausstellen, mit der er bescheinigt,
dass die von ihm ausgefihrten Bauteile und die hierfiir verwendeten Bauprodukte den
Bestimmungen dieser allgemeinen Bauartgenehmigung entsprechen (ein Muster flr diese
Ubereinstimmungsbestatigung s. Anlage 1). Diese Bestéatigung ist dem Bauherrn zur ggf.
erforderlichen Weiterleitung an die zustéandige Bauaufsichtsbehdrde auszuhandigen.

Frank Ifflander Beglaubigt
Referatsleiter

753017.17
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Perimeterdammsystem unter Verwenung von Anlage 1
extrudergeschaumten Polystyrol-Hartschaumplatten

" FIBRANxps S 300-L ",

" FIBRANxps S 500-L

" FIBRANxps S 700-L"

Muster fur eine Ubereinstimmungsbestatigung

Ubereinstimmungsbestatigung

- Name und Anschrift des Unternehmens, welches das Perimeterdammsystem
(Regelungsgegenstand) eingebaut hat:

Hiermit wird bestétigt, dass der Regelungsgegenstand hinsichtlich aller Einzelheiten
fachgerecht und unter Einhaltung aller Bestimmungen der allgemeinen
Bauartgenehmigung Nr.: Nr.: Z-23.33-1806 vom 1. Januar 2018 eingebaut wurde.

(Ort, Datum) (Firma/Unterschrift)

(Diese Bestéatigung ist dem Bauherrn zur ggf. erforderlichen Weitergabe an die zustandige
Bauaufsichtshehorde auszuhandigen.)
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