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ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Mit diesem Bescheid ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit des Regelungsgegen-
standes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

Dieser Bescheid ersetzt nicht die fur die Durchfiihrung von Bauvorhaben gesetzlich vorge-
schriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigungen.

Dieser Bescheid wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbesondere privater Schutzrechte,
erteilt.

Dem Verwender bzw. Anwender des Regelungsgegenstandes sind, unbeschadet weiter
gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen”, Kopien dieses Bescheides zur
Verfugung zu stellen. Zudem ist der Verwender bzw. Anwender des Regelungs-
gegenstandes darauf hinzuweisen, dass dieser Bescheid an der Verwendungs- bzw. An-
wendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behdrden ebenfalls
Kopien zur Verfliigung zu stellen.

Dieser Bescheid darf nur vollstdndig vervielféltigt werden. Eine auszugsweise Verotffent-
lichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fiir Bautechnik. Texte und Zeich-
nungen von Werbeschriften diirfen diesem Bescheid nicht widersprechen, Ubersetzungen
miissen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fiir Bautechnik nicht gepriifte Ubersetzung der
deutschen Originalfassung” enthalten.

Dieser Bescheid wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen kdénnen nachtraglich erganzt
und geadndert werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.

Dieser Bescheid bezieht sich auf die von dem Antragsteller gemachten Angaben und
vorgelegten Dokumente. Eine Anderung dieser Grundlagen wird von diesem Bescheid nicht
erfasst und ist dem Deutschen Institut fir Bautechnik unverzuglich offenzulegen.

Die von diesem Bescheid umfasste allgemeine Bauartgenehmigung gilt zugleich als allge-
meine bauaufsichtliche Zulassung fir die Bauart.

1.40.22-39/17
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BESONDERE BESTIMMUNGEN
Regelungsgegenstand und Verwendungs- bzw. Anwendungsbereich

(1) Gegenstand dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung sind ortsfest verwendbare,
rechteckige Auffangvorrichtungen aus Polyethylen (PE 100) gemaR Anlage 1, die im Ther-
moformverfahren hergestellt werden. Die Auffangvorrichtungen sind mit profilierten Bdden
und Wénden versehen und kénnen mit oder ohne einsetzbare Gitterroste (Einsteller) aus
Polyethylen (PE-HD), die im SpritzguRBverfahren hergestellt werden und als Stellebene
dienen, verwendet werden.

(2) Die Typenbezeichnungen, die dazugehérenden Abmessungen, Auffangvolumen und An-
zahl der Gitterroste sind in Tabelle 1 aufgefihrt.

Tabelle 1: Typenbezeichnungen, Abmessungen, Auffangvolumen, Anzahl Gitterroste

Typen- Abmessungen Auffangvolumen Anzahl der
bezeichnung L x BxH (mm) (Liter) Gitterroste (Einsteller)

SC-P 20 400 x 400 x180 20 1

SC-P 30 400 x 592 x 180 30 2

SC-P 40 400 x 785 x 180 40 2

SC-P 80 785 x 785 x180 80 4

Die Stellebene besteht aus einem vollstandigen und einem halbierten Gitterrost

(3) Die Auffangvorrichtungen dirfen in Rdumen von Gebauden und im Freien aufgestellt
werden, jedoch nicht in explosionsgefahrdeten Bereichen der Zonen 0 und 1. Sie sind gegen
Beschadigungen durch anfahrende Fahrzeuge zu schiitzen, z. B. durch geschitzte Aufstel-
lung oder durch einen Anfahrschutz. In Erdbebengebieten innerhalb der Erdbebenzonen 1
bis 3 nach DIN 4149' sind die Behélter/GefaRe ausreichend in ihrer Lage so zu sichern,
dass im Erdbebenfall keine konzentrierten Einzellasten auf die Behalter/Gefalie einwirken.

(4) Bei Aufstellung im Freien mussen die Auffangvorrichtungen vor Windeinwirkung, Nieder-
schlag und direkter UV-Einwirkung geschiitzt sein, d. h. der Aufstellort muss ausreichend
Uberdacht sein. Bei Aufstellung in Bereichen, in denen ein &ul3erer Schutz vor UV-Einwir-
kung nicht moglich ist, diarfen nur Auffangvorrichtungen mit UV-bestandiger Ausriistung
(z. B. schwarze Einfarbung) verwendet werden.

(5) Die Auffangvorrichtungen dirfen bei der Lagerung wassergefahrdender Flissigkeiten mit
einem Flammpunkt tGber 100 °C in Behéltern und Gefalen verwendet werden.

(6) Flussigkeiten nach der Medienliste 40-1.1*> des DIBt mit einem Abminderungsfaktor
A, < 1,1 und Flussigkeiten, die sich in die nachfolgend genannten Gruppen einordnen las-
sen, erfordern keinen gesonderten Nachweis der Dichtheit und Bestandigkeit des
PE-Werkstoffes der Auffangvorrichtung:

- wassrige Losungen organischer Sauren bis 10 %

- Mineralsauren bis 20 % sowie sauer hydrolysierende Salze in wassriger Losung (pH < 6),
auf3er Flusssaure und oxidierend wirkende Sauren und deren Salze

- anorganische Laugen sowie alkalisch hydrolysierende Salze in wassriger Losung
(pH > 8), ausgenommen oxidierend wirkende Lésungen von Salzen (z. B. Hypochlorit).

- Ldsungen anorganischer nicht oxidierender Salze mit einem pH-Wert zwischen 6 und 8.

DIN 4149:2005-04 Bauten in deutschen Erdbebengebieten - Lastannahmen, Bemessung und
Ausfuhrung Ublicher Hochbauten
Medienliste 40-1.1, Stand September 2017; erhéltlich beim Deutschen Institut fur Bautechnik (DIBt)

1.40.22-39/17
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(7) Bei der Lagerung von Medien nach (5) und (6), die unter die Gefahrstoffverordnung fal-
len, ist TRGS 510° zu beachten.

(8) Der Bescheid wird unbeschadet der Bestimmungen und der Prif- oder
Genehmigungsvorbehalte anderer Rechtsbereiche erteilt.

(9) Dieser Bescheid bericksichtigt die wasserrechtlichen Anforderungen an den
Regelungsgegenstand. GemaR § 63 Abs. 4 Nr. 2 und 3 WHG* gilt der Regelungsgegenstand
damit wasserrechtlich als geeignet.

(10) Die Geltungsdauer dieses Bescheides (s. Seite 1) bezieht sich auf die Verwendung im
Sinne von Einbau oder Aufstellung des Zulassungsgegenstandes und nicht auf die Verwen-
dung im Sinne der spéateren Nutzung.

Bestimmungen fir die Bauprodukte

Allgemeines

Die Auffangvorrichtungen und ihre Teile missen den Abschnitten 1 und 2 der Besonderen
Bestimmungen und den Anlagen dieses Bescheids sowie den beim Deutschen Institut fur
Bautechnik hinterlegten Angaben entsprechen.

Eigenschaften und Zusammensetzung

Werkstoffe

Fir die Herstellung der im Thermoformverfahren hergestellten Auffangvorrichtungen aus
PE 100 und der im Spritzgul3verfahren hergestellten Gitterroste (Einsteller) aus PE-HD sind
die in Anlage 2 genannten Werkstoffe zu verwenden.

Konstruktionsdetails

Die Konstruktionsdetails missen den Anlagen 1.1 bis 1.2 entsprechen. Die Wanddicken und
die Mindestmassen der Auffangvorrichtungen sind in Anlage 4, Abschnitt 1.4 aufgefihrt.

Standsicherheitsnachweis

Die Auffangvorrichtungen sind fir den im Abschnitt 1 angegebenen Anwendungsbereich bei
einer Betriebstemperatur bis zu 30 °C (kurzzeitig 40 °C) standsicher.

Brandverhalten

Der Werkstoff Polyethylen (PE) ist in der zur Anwendung kommenden Dicke normal
entflammbar (Baustoffklasse B2 nach DIN 4102-1°).

Nutzungssicherheit

Anderungen von Detailkonstruktionen und Werkstoffen bediirfen einer Anderung dieses
Bescheides.

Auffangvorrichtungen und Stellebenen

Die Auffangvorrichtungen und die Gitterroste (Einsteller) missen aus Werkstoffen gemar
Abschnitt 2.2.1 bestehen und den Konstruktionsdetails gemaf Abschnitt 2.2.2 entsprechen.
Herstellung, Verpackung, Transport, Lagerung und Kennzeichnung

Herstellung

(1) Die Herstellung muss nach der beim DIBt hinterlegten Herstellungsbeschreibung
erfolgen.

(2) AuBBer den in der Herstellungsbeschreibung aufgefiihrten MaflRgaben sind die Anfor-
derungen nach Anlage 2, Abschnitt 1, einzuhalten.

TRGS 510:2013-01; Lagerung von Gefahrstoffen in ortsbeweglichen Behéltern zuletzt berichtigt: GMBI 2015 S.1320
[Nr. 66] (v. 30.11.2015)

Wasserhaushaltsgesetz vom 31. Juli 2009 (BGBI. | S. 2585), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 18. Juli
2017 (BGBI. | S. 2771) geandert worden ist

DIN 4102-1:1998-05 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen

1.40.22-39/17
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(3) Die Auffangvorrichtungen diirfen nur im Werk R® der Denios AG hergestellt werden

(4) Die Gitterroste (Einsteller) diirfen nur im Werk K°der Denios AG hergestellt werden.
2.3.2 Verpackung, Transport, Lagerung

Verpackung, Transport und Lagerung mussen gemaR Anlage 3, Abschnitt 2 erfolgen.
2.3.3 Kennzeichnung

(1) Die Auffangvorrichtungen missen vom Hersteller mit dem Ubereinstimmungszeichen
(U-Zeichen) nach den Ubereinstimmungszeichen-Verordnungen der Lander gekennzeichnet
werden. Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach Ab-
schnitt 2.4 (Ubereinstimmungsbestatigung) erfillt sind.

(2) AuRerdem hat der Hersteller die Auffangvorrichtungen gut sichtbar und dauerhaft mit
folgenden Angaben zu kennzeichnen:

- Herstellungsnummer,
- Herstellungsjahr,
- Auffangvolumen (gem. Abschnitt 1 (2), Tabelle 1),
- Werkstoff,
- Tragkraft des Gitterrostes,
- "Lagermedien It. allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung/allgemeiner Bauartgeneh-
migung Nr. Z-40.22-559".
2.4 Ubereinstimmungsbestatigung
24.1 Allgemeines

(1) Die Bestatigung der Ubereinstimmung der Auffangvorrichtungen mit den Bestimmungen
der von diesem Bescheid erfassten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss fir jedes
Herstellwerk mit einer Ubereinstimmungserklarung des Herstellers auf der Grundlage einer
werkseigenen Produktionskontrolle und einer Erstpriifung (siehe Anlage 4, Abschnitt 2) der
Auffangvorrichtung durch eine hierfir anerkannten Priifstelle erfolgen. Die Ubereinstim-
mungserklarung hat der Hersteller durch Kennzeichnung der Bauprodukte mit dem Uberein-
stimmungszeichen (U-Zeichen) unter Hinweis auf den Verwendungszweck abzugeben.

(2) Dem Deutschen Institut fir Bautechnik ist vom Hersteller eine Kopie des Erstprifberichts
zur Kenntnis zu geben.

2.4.2 Werkseigene Produktionskontrolle

(1) Im Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durchzu-
fuhren. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzunehmende
kontinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicherstellt, dass die
von ihm hergestellten Auffangvorrichtungen den Bestimmungen der von diesem Bescheid
erfassten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen.

(2) Die werkseigene Produktionskontrolle muss mindestens die in der Anlage 4, Abschnitt 1,
aufgefiihrten MaRnahmen einschlie3en.

(3) Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und
auszuwerten. Die Aufzeichnungen missen mindestens folgende Angaben enthalten:

- Bezeichnung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials,

- Art der Kontrolle oder Priifung,

- Datum der Herstellung und der Prifung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials,
- Ergebnis der Kontrollen und Prufungen und Vergleich mit den Anforderungen,

- Unterschrift des fur die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen.

Name und Anschrift des Herstellwerks sind im DIBt hinterlegt

Z722776.18 1.40.22-39/17



elektronische kopie der abz des dibt: z-40.22-559

Deutsches
Institut

far
Bautechnik

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung

Nr. Z-40.22-559 Seite 6 von 8| 21. Juni 2018

2.4.3

3.1

3.2

4.1
4.1.1

Z722776.18

(4) Die Aufzeichnungen sind mindestens funf Jahre aufzubewahren. Sie sind dem
Deutschen Institut fir Bautechnik und der zusténdigen obersten Bauaufsichtsbehorde auf
Verlangen vorzulegen.

Erstprufung der Auffangvorrichtungen durch eine anerkannte Prufstelle

Im Rahmen der Erstprufung sind die in Anlage 4, Abschnitt 2 genannten Prufungen durch-
zufuhren.

Bestimmungen fir die Anwendung des Zulassungsgegenstandes

Planung und Bemessung

(1) Da die Auffangvorrichtungen nach diesem Bescheid nicht dafur ausgelegt sind, einer
Brandeinwirkung von 30 Minuten Dauer zu widerstehen ohne undicht zu werden, sind bei
Entwurf und Bemessung der Anlage geeignete MalRhahmen vorzusehen, um eine Brand-
Ubertragung aus der Nachbarschaft oder eine Entstehung von Branden in der Anlage selbst
zu verhindern. Die MalRnahmen sind im Einvernehmen mit der Bauaufsichtsbehtrde und der
Feuerwehr festzulegen.

(2) Weitere Bedingungen fir die Aufstellung der Auffangvorrichtungen sind den wasser-,
arbeitsschutz- und baurechtlichen Vorschriften zu entnehmen.

(3) Niederschlagswasser darf nicht in die Auffangvorrichtungen gelangen.

(4) Die Auffangvorrichtungen sind gegen Beschadigungen durch anfahrende Fahrzeuge zu
schitzen, z. B. durch geschitzte Aufstellung, einen Anfahrschutz oder durch Aufstellung in
besonderen Raumen.

Ausfuhrung

(1) Mit dem Aufstellen bzw. Umsetzen von Auffangvorrichtungen ist vom Betreiber der An-
lage sachkundiges Personal zu beauftragen (dieses muss jedoch nicht einem Fachbetrieb
angehoren).

(2) Die Auffangvorrichtungen missen auf einer ebenen, biegesteifen Unterlage bzw. einer
sorgféltig verdichteten und befestigten Auflagerflaiche (z. B. durchgehender ca. 5 cm dicker
Zementestrich oder Asphalt) aufgestellt werden.

Bestimmungen fiar Nutzung, Unterhalt, Wartung, Prifung

Nutzung
Allgemeines

(1) Es ist darauf zu achten, dass die Auffangvorrichtungen nur ihrem Verwendungszweck
entsprechend zu verwenden sind.

(2) Bei der Verwendung der Auffangvorrichtungen ist sicherzustellen, dass bei einem evtl.
Auslaufen der Behalter/Gefal3e in bzw. auf der Auffangvorrichtung das zulassige Auffangvo-
lumen nicht Uberschritten wird. Bei Auffangvorrichtungen, die ohne Gitterroste (Einsteller)
verwendet werden durfen, ist das verbleibende Restvolumen der Auffangvorrichtung durch
eingestellte Behélter und ein Freibord von 2 cm zu berlcksichtigen.

(3) Der Inhalt des grofiten Behaltnisses darf nicht gré3er sein als das zulassige Auffangvo-
lumen und der Gesamtinhalt der auf der Auffangvorrichtung gelagerten Behéltnisse darf
nicht gréRer sein als das Zehnfache des zulassigen Auffangvolumens. Soweit in der wei-
teren Schutzzone von Wasserschutzgebieten die Lagerung von wassergefahrdenden Flis-
sigkeiten zulassig ist, muss die Auffangvorrichtung dort den vollstdndigen Gesamtinhalt der
gelagerten Behéltnisse aufnehmen.

1.40.22-39/17
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(4) Behalter/GefaRe mit wassergefahrdenden Flussigkeiten unterschiedlicher Zusammen-
setzung und Beschaffenheit durfen nur dann in einer gemeinsamen Auffangvorrichtung auf-
gestellt werden, wenn feststeht oder nachgewiesen werden kann, dass diese Stoffe im Falle
ihres Austretens keine gefahrlichen Reaktionen miteinander hervorrufen.

(5) Bei Behaltern/GefaRen aus verschiedenartigen Werkstoffen, die miteinander gelagert
werden, muss sichergestellt sein, dass im Falle des Auslaufens der Werkstoff eines benach-
barten Behélters/Gefalies nicht durch das auslaufende Lagermedium angegriffen wird.

(6) Bei Behaltern/Gefal3en, die zum Abflllen verwendet werden (z. B. Fasser mit Hahn),
muss auch der Handhabungsbereich durch die Auffangvorrichtung gesichert sein. Abfillein-
richtungen durfen nicht Gber den Rand der Auffangvorrichtung hinausragen.

(7) Bei Behaltern/GefalRen, die auf FiRRen stehen oder deren Auflagerflache eine hohe
Flachenpressung verursacht, sind gegebenenfalls lastverteilende MalRBhahmen vorzusehen.

(8) Behalter/GefaRe miissen so aufgestellt werden, dass die Auffangvorrichtung ausreichend
einsehbar bleibt und kontrollierbar ist.

(9) Gefal’e dirfen, falls nach deren verkehrsrechtlichen Zulassungen zulassig, mehrlagig
gestapelt werden. Die Stapelh6he darf jedoch 1,20 m nicht Ubersteigen.

(10) Die Gitterroste (Einsteller) der Auffangvorrichtungen dirfen entsprechend den Angaben
nach Tabelle 2 belastet werden.

Tabelle 2: Zuléssige Belastungen

Bezeichnung Beschreibung Anzahl Maximale Belastung’
Gittterroste je Gitterrost
(Einsteller)
SC-P 20 Anlage 1.1 1
SC-P 30 Anlage 1.2 2"
50 kg
SC-P 40 Anlage 1.3 2
SC-P 80 Anlage 1.4 4
bei gleichmalig verteilter Last
maximale Belastung des halbierten Gitterrosts bei gleichmé&Rig verteilter Last 25 kg

(11) Auf die Wande der Auffangvorrichtungen dirfen keine auf3eren Lasten (aul3er Lasten
aus der zu diesem Bescheid gehdrenden Einsteller und dem Flussigkeitsdruck im Leckage-
fall) einwirken.

(12) Auffangvorrichtungen dirfen nur im leeren Zustand umgesetzt werden. Ein Umsetzen
der Auffangvorrichtungen mit aufgestellten Behaltern/Gefal3en ist unzulassig.

Lagerflissigkeiten

Die Auffangvorrichtungen dirfen nur flir Behélter/GefaRe zur Lagerung von FlUssigkeiten
gemald Abschnitt 1 (5) und (6) verwendet werden.

Unterhalt, Wartung

Beschadigte Auffangvorrichtungen, deren Funktionsfahigkeit durch die Beschadigung beein-
trachtigt wird, sind auszusondern.

1.40.22-39/17
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4.3

Prifung

(1) Der Betreiber hat die Auffangvorrichtung regelmafig mindestens einmal wodchentlich
durch Besichtigung daraufhin zu prifen, ob Flissigkeit ausgelaufen ist. Ausgelaufene Flis-
sigkeit ist umgehend zu beseitigen, die Auffangvorrichtung ist hinsichtlich der Weiterverwen-
dung zu prufen und ggf. auszuwechsein.

(2) Der Zustand der Auffangvorrichtung ist einmal jahrlich durch Inaugenscheinnahme
umfassend zu kontrollieren. Dazu sind alle Behalter/Gefal3e von der Auffangvorrichtung zu
entfernen und die Auffangvorrichtung ist ggf. zu reinigen.

(3) Die Ergebnisse der unter (2) aufgefuhrten Prifung sind zu protokollieren und auf Verlan-
gen dem Deutschen Institut fir Bautechnik vorzulegen.

(4) Prufungen nach anderen Rechtsbereichen bleiben unberihrt.

Holger Eggert Beglaubigt
Referatsleiter

Z722776.18
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Auffangvorrichtungen aus Polyethylen (PE 100) mit einem Auffangvolumen bis 80 |

Ubersicht

Anlage 1
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PE 100 tiefgezogen

Typ SC-P 30 dargestellt

Wanddicke: min. 2,5 mm

alle Typen mit und ohne Gitterrost (Einsteller)
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- — )
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Typ Auffangvolumen (1) B T H H2
Kleingebindewanne SC-P 20 20 400 400 180 185
Kleingebindewanne SC-P 30 30 592 400 180 185
Kleingebindewanne SC-P 40 40 785 400 180 185
Kleingebindewanne SC-P 80 80 785 785 180 185

Auffangvorrichtungen aus Polyethylen (PE 100) mit einem Auffangvolumen bis 80 |

Details und Abmessungen

Kleingebindewanne SC-P 20/ SC-P 30/ SC-P 40/ SC-P 80

Anlage 1.1

724606.18
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380
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10

PE-HD spritzgegossen
Wanddicke: min. 2,5 mm im Bereich der Pylonen

halbierter Gitterrost fur Auffangwanne Typ SC-P 30
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Auffangvorrichtungen aus Polyethylen (PE 100) mit einem Auffangvolumen bis 80 |

Gitterrost (Einsteller)
Details und Abmessungen

Anlage 1.2
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Werkstoffe
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Auffangvorrichtungen

(1) Fur die Herstellung der in Thermoformverfahren hergestellten Auffangvorrichtungen aus
Polyethylen (PE 100) durfen nur allgemein bauaufsichtlich zugelassene Tafeln verwendet
werden.

(2) Bei einem Wechsel des Tafeltyps ist eine erneute Erstprifung entsprechend Anlage 4,
Abschnitt 2 durchzufiihren.

Stellebenen

(1) Als Stellebenen sind Gitterroste (Einsteller) aus Polyethylen (PE-HD) zu verwenden. Die
Konstruktionsdetails sind der zeichnerischen Anlage 1.2 und der nachfolgenden Tabelle 1 zu
entnehmen.

Tabelle 1: Gitterroste (Einsteller)

Gewicht Mindestwanddicke max. Belastung’ Mal3e
[kal [mm] [ka] (LxBxH)
[mm]
0,95 25 50 380 x 380 x 180
bei gleichméRig verteilter Last

(2) Zur Herstellung der spritzgegossenen Gitterroste (Einsteller) darf nur die in der
nachstehenden Tabelle 2 aufgefiihrte Formmasse mit den dort genannten Materialkenn-
werten verwendet werden.

Tabelle 2: Formmasse, Materialkennwerte

Typenbezeichnung MFR 190/21,6 Dichte bei 23 °C
Hersteller [9/10 min] [g/cm?]

HDPE HMA 025"
ExxonMobil Chemical

8,1+0,1 0,965 + 0,001

(3) Regranulat dieses Werkstoffes ist von der Verwendung ausgeschlossen. Die Formmasse
ist mit mindestens 70 % Neuware und 30 % sortenreiner Riucklaufmasse zu verarbeiten.

Einfarbung der Formmasse entsprechend Hinterlegung im DIBt vom 19.06.2018 zulassig

1.40.22-39/17
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Auffangvorrichtungen aus Polyethylen (PE 100) mit Anlage 3
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Herstellung, Verpackung, Transport und Lagerung

2.1

2.2
221

22.2

2.2.3

224

2.25

2.2.6

724596.18

Herstellung

Die Tafeln missen so vorgefertigt werden, dass sie thermisch nicht geschadigt werden. Der
Tiefziehprozess ist so zu steuern, dass die geforderte Wanddicke nicht unterschritten wird.

Verpackung, Transport, Lagerung

Verpackung

Eine Verpackung der Auffangvorrichtungen zum Zwecke des Transports bzw. der
(Zwischen-) Lagerung ist bei Beachtung der Anforderungen des Abschnitts 2.2 nicht
erforderlich.

Transport, Lagerung

Allgemeines

(1) Der Transport ist nur von solchen Firmen durchzufiihren, die Uber fachliche Erfahrungen,
geeignete Gerate, Einrichtungen und Transportmittel sowie ausreichend geschultes Per-
sonal verfugen.

(2) Zur Vermeidung von Gefahren fir Beschéftigte und Dritte sind die einschlagigen
Unfallverhitungsvorschriften zu beachten.

Transportvorbereitung

(1) Die Auffangvorrichtungen sind so fur den Transport vorzubereiten, dass beim Verladen,
Transportieren und Abladen keine Schaden auftreten.

(2) Die Ladeflache des Transportfahrzeuges muss so beschaffen sein, dass Beschadi-
gungen der Auffangvorrichtungen durch punktférmige Stof3- oder Druckbelastung auszu-
schlieRen sind.

Auf- und Abladen

Beim Abheben, Verfahren und Absetzen der Auffangvorrichtungen missen stof3artige Bean-
spruchungen vermieden werden.

Beforderung

(1) Die Auffangvorrichtungen sind gegen Lageveranderung wahrend der Beforderung zu
sichern.

(2) Durch die Art der Befestigung dirfen die Auffangvorrichtungen nicht beschadigt werden.
Lagerung

Sollte eine Zwischenlagerung erforderlich sein, so darf diese nur auf ebenem von
scharfkantigen Gegenstéanden befreitem Untergrund geschehen. Bei Lagerung im Freien
sind die Auffangvorrichtungen gegen Beschadigungen und Sturmeinwirkung zu schitzen.
Auffangvorrichtungen ohne UV-bestandige Ausristung (z. B. schwarze Einfarbung) sind vor
UV-Einwirkung zu schitzen.

Schaden

Beschéadigte Auffangvorrichtungen, deren Funktionsfahigkeit durch die Beschadigung beein-
trachtigt wird, sind auszusondern.
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elektronische kopie der abz des dibt: z-40.22-559

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-40.22-559 vom 21. Juni 2018

Auffangvorrichtungen aus Polyethylen (PE 100) mit

einem Auffangvolumen bis 80 10

Ubereinstimmungsbestatigung

11

724596.18

Werkseigene Produktionskontrolle

Werkstoffe

Deutsches
Institut

fur
Bautechnik

Anlage 4

Seite 1 von 3

Der Verarbeiter hat im Rahmen der Eingangskontrollen fur die verwendeten Tafeln
(Ausgangsmaterialien) zur Herstellung der Auffangvorrichtungen und fir die Stellebenen
(Einsteller) anhand von Bescheinigungen bauaufsichtliches Ubereinstimmungszeichen oder
Abnahmepriifzeugnis 3.1 nach DIN EN 10204° der Hersteller der Ausgangsmaterialien
entsprechend Tabelle 1 nachzuweisen, dass die Werkstoffe den in den Besonderen
Bestimmungen, Abschnitt 2.2.1 festgelegten Werkstoffen entsprechen. Bei Ausgangs-
materialien mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung/allgemeiner Bauartgenehmigung
ersetzt das bauaufsichtliche Ubereinstimmungszeichen das Abnahmepriifzeugnis 3.1 nach

DIN EN 10204.
Tabelle 1: Bescheinigungen
Gegenstand | Eigenschaft Prifgrundlage |Dokumentation |Haufigkeit
Tafeln aus PE | Handelsname Besondere U-Zeichen jede Lieferung
Typenbezeichnung Bestimmungen,
nach Abschnitt 2.2.1
DIN EN ISO 17855-1° |und
Abschnitt 1.2
MFR, dieser Anlage
Dichte
Streckspannung
Streckdehnung
Elastizitdtsmodul
Gitterroste Masse, Anlage 2, Abnahmepruf- jede
(Einsteller) Geometrie, Abschnitt 2 zeugnis 3.1 nach | Lieferung
Material DIN EN 10204

DIN EN 10204:2005-01

DIN EN ISO 17855-1:2015-02

EN 10204:2004

Basis far

Spezifikationen

EN ISO 17855-1:2014

Metallische Erzeugnisse, Arten von Prifbescheinigungen;

Deutsche

Deutsche Fassung

Kunststoffe — Polyethylen (PE)-Formmassen — Teil 1: Bezeichnungssystem und
(1SO 17855-1:2014);

Fassung

1.40.22-39/17
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Prafgrundlage fir Formstoff (Tafeln)

Fur die Tafeln nach den Besonderen Bestimmungen, Abschnitt 2.2.1 und Anlage 2, Ab-
schnitt 1 gelten Anforderungen nach Tabelle 2 dieser Anlage.

Tabelle 2: Prufgrundlagen fir Formstoffe

Eigenschaft, Einheit Prufgrundlage Uberwachungswert’
MFR in g/(10 min) DIN EN 1SO 1133-1* 0,25 £+ 0,05
MFR(190/5)
Streckspannung in N/mm? DIN EN ISO 527-1 und -2° >20
Streckdehnung in % (bei 50 mm/min Abzugsgeschw.) >80
Sekantenmodul in N/mm? DIN EN ISO 527-1 und -2 > 1000
(bei 1 mm/min Abzugsgeschw.)

entsprechend der Kennwerte der in den Zulassungspriifungen verwendeten Formstoffe

Auffangvorrichtungen

Die in Tabelle 3 aufgefihrten Prifungen sind an den Auffangvorrichtungen durchzufiihren.
Tabelle 3: Prifgrundlagen Bauteilprifungen

Eigenschaft Prufgrundlage Dokumentation Haufigkeit
Oberflachen in Anlehnung an Aufzeichnung jede

Form, Abmessungen |DVS 2206-1° (Hersteller- Auffangvorrichtung
Wanddicken, Abschnitt 1.4 Bescheinigung) (Wanddicken
Einsatzmassen dieser Anlage stichprobenartig)
Dichtheit Wasserfillung oder

andere
gleichwertige
zerstorungsfreie
Werkstoffprifung

DIN ISO 1133-1:2012-03

DIN EN ISO 527-1:2012-06

DIN EN ISO 527-2:2012-06

DVS 2206-1:2011-09

Kunststoffe — Bestimmung der Schmelze-MasseflieRrate (MFR) und der Schmelze-
VolumenflieBrate (MVR) von Thermoplasten - Teil 1: Allgemeines Prifverfahren

Kunststoffe — Bestimmung der Zugeigenschaften — Teil 1: Allgemeine Grundséatze
(ISO 527-1:2012); Deutsche Fassung EN ISO 527-1:2012

Kunststoffe — Bestimmung der Zugeigenschaften — Teil 2: Prifbedingungen fiur
Form- und Extrusionsmassen (ISO 527-2:2012); Deutsche Fassung
EN ISO 527-2:2012

Zerstorungsfreie Prifungen von Behdltern, Apparaten und Rohrleitungen aus
thermoplastischen Kunststoffen — MaR3- und Sichtprifung

1.40.22-39/17
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Ubereinstimmungsbestatigung

1.4 Prafgrundlage fir Auffangvorrichtungen (Abmessungen, Wanddicken und Massen)

(1) Die Abmessungen und Konstruktionsdetails sind den Anlage 1.1 zu entnehmen.

(2) Die verschiedenen Typen, erforderlichen Mindestwanddicken und Mindestmassen (ochne
Gitterrost) sind der Anlage 1 und Tabelle 4 dieser Anlage zu entnehmen.

Tabelle 4: Auffangvorrichtungen, Massen und Wanddicken

Typ Abmessung Mindestwanddicke Mindestmasse
in mm (ohne Zubehor)

in kg

SC-P 20 2,2

SC-P 30 3,0

Anlage 1.1 2,5
SC-P 40 3,8
SC-P 80 6,3
15 Stellebenen

Die in der Anlage 2, Abschnitt 2, aufgefiihrten Gitterroste (Einsteller) sind in die werkseigene
Produktionskontrolle mit einzubeziehen. Es gelten die Anforderungen nach Anlage 2, Ab-
schnitt 2 und Tabelle 5 dieser Anlage.

Tabelle 5: Anforderungen Gitterrost (Einsteller)

Eigenschaft Prufgrundlage Dokumentation |Haufigkeit
Oberflachen, Form, [in Anlehnung an DVS 2206-1° Aufzeichnung jeder Gitterrost
Abmessungen und Anlage 1.2 (Hersteller-
Wanddicken, Masse | Anlage 1.2 und Anlage 2, bescheinigung)
Abschnitt 2
2 Erstprufung

(1) Vor Beginn der laufenden Fertigung im Herstellerwerk und im Falle des Wechsels des
verwendeten Tafeltyps muss aus der inspizierten Herstellmenge nach Gutdinken des Pro-
benehmers eine entsprechende Auffangvorrichtung durch die anerkannte Prifstelle auf
Ubereinstimmung mit diesem Bescheid geprift werden.

(2) Die Proben fir die Erstprifung sind von dem Vertreter der Prifstelle normalerweise wah-
rend der Erstinspektion des Werkes zu entnehmen und zu markieren. Die Proben missen
den Bestimmungen der Anlagen 1 und 2 und des Abschnitts 1 dieser Anlage entsprechen.
Der Probenehmer muss uber das Verfahren der Probeentnahme ein Protokoll anfertigen.
Der Prufbericht muss die Erfullung der Bestimmungen der Anlagen 1, 2 und des Abschnitts 1
dieser Anlage bestatigen.

3 Dokumentation

Zur Dokumentation siehe Abschnitt 2.4.2 der Besonderen Bestimmungen.
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