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ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit des Zulassungs-
gegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die fir die Durchfihrung von
Bauvorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheini-
gungen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter, insheson-
dere privater Schutzrechte, erteilt.

Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weitergehender
Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", dem Verwender des Zulassungsgegen-
standes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfligung zu stellen und
darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung an der Verwendungs-
stelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behorden ebenfalls Kopien der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfligung zu stellen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollstandig vervielfaltigt werden. Eine
auszugsweise Veroffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fir Bautech-
nik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dirfen der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung nicht widersprechen. Ubersetzungen der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung missen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fir Bautechnik nicht gepriifte Uber-
setzung der deutschen Originalfassung" enthalten.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung kénnen nachtraglich ergéanzt und geéndert
werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.

Dieser Bescheid bezieht sich auf die von dem Antragsteller im Zulassungsverfahren zum
Zulassungsgegenstand gemachten Angaben und vorgelegten Dokumente. Eine Anderung
dieser Zulassungsgrundlagen wird von diesem Bescheid nicht erfasst und ist dem
Deutschen Institut fiir Bautechnik unverziglich offenzulegen.
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BESONDERE BESTIMMUNGEN
Zulassungsgegenstand und Verwendungsbereich

Diese allgemeine bauaufsichtliche Zulassung gilt fur die Herstellung und Verwendung von
Abwasserrohren mit dreilagigem Wandaufbau und Formstiicke aus mineralverstarktem
Polypropylen (PP) in den Nennweiten DN/OD 32 bis DN/OD 200.

Die Abwasserrohre und Formsticke sind normalentflammbare Baustoffe der Baustoff-
klasse "B2" nach DIN 4102-1'. Werden solche Abwasserleitungen durch Wande oder
Decken gefiihrt, sind nach bauaufsichtlichen Vorschriften (z. B. DIN 4102-11%) MaRnahmen
gegen die Ubertragung von Feuer und Rauch vorzusehen.

Werden Rohrleitungen aus Rohren nach dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung
durch Decken oder Wande gefiihrt, an die bauaufsichtliche Anforderungen hinsichtlich der
Feuerwiderstandsdauer gestellt werden, so sind

- die bauaufsichtlichen Vorschriften zur brandschutztechnischen Ausfihrung von Rohrlei-
tungssystemen oder zur Ummantelung von brennbaren Rohrleitungen einzuhalten oder

- Rohrabschottungen gemanR der dafir erteilten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassun-
gen anzuordnen oder

- weitere AbschottungsmafRnahmen auszufilhren, deren Eignung durch ein allgemeines
bauaufsichtliches Priifzeugnis auf der Grundlage von Prifungen nach DIN 4102-11°
nachgewiesen ist.

Die baurechtlichen Vorschriften und bauaufsichtlichen Richtlinien fir die Verwendung brenn-
barer Baustoffe im Hochbau bleiben unberthrt.

Die Abwasserrohre und Formsticke dirfen entsprechend der Festlegungen nach
DIN EN 1451-1 fiir Abwasserleitungen innerhalb von Geb&uden (Anwendungskennzeichen
"B") sowie erdverlegt innerhalb der Gebaudestruktur (Anwendungskennzeichen "BD") ver-
wendet werden, welche im Regelfall als Freispiegelleitung (drucklos) betrieben werden.

Fur die Ausfihrung gelten die Festlegungen von DIN 1986-100* und DIN 1986-4° in Verbin-
dung mit DIN EN 12056-1° soweit im Folgenden nichts anderes bestimmt ist.

Die Abwasserrohre und Formsticke sind nur fir die Ableitung von Abwasser gemaf
DIN 1986-3" bestimmt, welches keine héheren Temperaturen aufweist als solche, die in
DIN EN 476° festgelegt sind.

DIN 4102-1: Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen — Teil 1: Baustoffe; Begriffe, Anfor-
derungen und Priifungen, Abschnitte 3 und 6; Ausgabe: 1998-05
DIN 4102-11 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Rohrummantelungen, Rohrabschottun-

gen, Installationsschéchte und -kanéle sowie Abschlusse ihrer Revisionséffnungen;
Begriffe, Anforderungen und Priifungen; Ausgabe: 1985-12

DIN EN 1451-1 Kunststoff-Rohrleitungssysteme zum Ableiten von Abwasser (niedriger und hoher
Temperatur) innerhalb der Geb&udestruktur - Polypropylen (PP) - Teil 1: Anfor-
derungen an Rohre, Formsticke und das Rohrleitungssystem; Deutsche Fassung
EN 1451-1:1998; Ausgabe: 1999-03

DIN 1986-100 Entwésserungsanlagen fir Gebaude und Grundstiicke — Teil 100: Bestimmungen in
Verbindung mit DIN EN 752 und DIN EN 12056; Ausgabe: 2008-05

DIN 1986-4 Entwésserungsanlagen fir Gebdude und Grundstiicke — Teil 4: Verwendungsbereiche
von Abwasserrohren und -formstiicken verschiedener Werkstoffe; Ausgabe:2003-02

DIN EN 12056-1 Schwerkraftentwasserungsanlagen innerhalb von Gebauden — Teil 1: Allgemeine und
Ausfuhrungsanforderungen; Deutsche Fassung EN 12056-1:2000; Ausgabe: 2001-01

DIN 1986-3 Entwésserungsanlagen fur Geb&ude und Grundstiicke — Teil 3: Regeln fur Betrieb und
Wartung; Ausgabe: 2004-11

DIN EN 476 Allgemeine Anforderungen an Bauteile fir Abwasserleitungen und -kandle; Deutsche

Fassung EN 476:2011; Ausgabe:2011-04
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2 Bestimmungen fir die Abwasserrohre und Formstiicke
2.1 Eigenschaften und Zusammensetzung
2.1.1 Allgemeines
Soweit nachfolgend nichts anderes festgelegt ist, gelten die Anforderungen von
DIN EN 1451-1% in Verbindung mit DIN CEN/TS 1451-2°
2.1.2 Abmessungen
Die Abmessungen der Rohre und Formstiicke entsprechen den Angaben und Darstellungen
der Anlagen 1 bis 4 oder soweit zutreffend denen der DIN EN 1451-12,
2.1.3 Werkstoff
Die Zusammensetzung des mineralverstarkten Polypropylens stimmt mit der beim Deut-
schen Institut fir Bautechnik und der fremdiberwachenden Stelle hinterlegten Rezeptur
Uberein.
Werkstoff unkontrollierter Zusammensetzung darf nicht verwendet werden.
Die Verwendung von Umlaufmaterial gleicher Rezeptur aus Fertigungsstatten des Antrag-
stellers ist zulassig.
214 Dichte
Bei der Prifung nach Abschnitt 2.3.2 weist die Dichte der Abwasserrohre und Formstiicke
Werte entsprechend der Angaben in den Anlagen 5 und 6 auf.
2.15 Formbestandigkeit nach Vicat
Bei der Priifung der Formbestandigkeit nach DIN EN ISO 306", Verfahren B/50 weist die
Vicaterweichungstemperatur fir Abwasserrohre und Formsticke einen Mittelwert von
VST/B/ 50 > 70 °C auf.
2.16 Farbe
Die Einfarbung der Rohre und Formstiicke ist durchgehend gleichmafig weil3.
2.1.7 Schlagfestigkeit
2.1.7.1 Schlagfestigkeit der Abwasserrohre
Die Abwasserrohre weisen bei Kugelfallprifungen im Stufenverfahren nach den Festle-
gungen in Abschnitt 2.3.2 bei 0 °C + 1 °C und einem Hso-Wert > 1 m maximal einen Bruch
unterhalb 0,5 m auf. Die Abwasserrohre weisen bei Kugelfallprifungen im Umfangsver-
fahren nach den Festlegungen in Abschnitt 2.3.2 bei 0°C + 1 °C eine Bruchrate von <10 %
auf.
2.1.7.2 Schlagfestigkeit der Formstticke
Die gespritzten Formstiucke (einschlie3lich Hebeanlagenanschlussstiicke) Uberschreiten bei
der Fallpriifung nicht die Bruchrate nach den Festlegungen in Abschnitt 2.3.2.
2.1.8 Brandverhalten
Die Abwasserrohre und Formsticke erfilllen die Anforderungen an normalentflammbare
Baustoffe der Baustoffklasse "B2" nach DIN 4102-1".
o DIN CEN/TS 1451-2 Kunststoff-Rohrleitungssysteme zum Ableiten von Abwasser (niedriger und hoher
Temperatur) innerhalb der Gebaudestruktur - Polypropylen (PP) - Teil 2: Empfehlungen
fur die Beurteilung der Konformitdt; Deutsche Fassung CEN/TS 1451-2:2012;
Ausgabe:2012-05
10 DIN EN ISO 306 Kunststoffe — Thermoplaste — Bestimmung der Vical-Erweichungstemperatur (VST)
(ISO 306:2004); Deutsche Fassung EN ISO 306:2004; Ausgabe: 2004-10
79273.18 1.42.1-65/17
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2.1.9 Elastomere Dichtmittel

Die elastomeren Dichtungen der Steckmuffenverbindungen der Abwasserrohre und Form-
stiicke entsprechen den Anforderungen von DIN EN 681-1™.

2.1.10 Schmelze MasseflieRrate (MFR)

Bei der Prifung nach Abschnitt 2.3.2 weist die Schmelz-MasseflieRrate
(MFR 230°C/2,16 kg) des verarbeiteten Polypropylens der Abwasserrohre und Formstiicke
folgende Werte auf

- Mittelschicht (der Rohre) <30
- Formteile <3,0
2.1.11 Oxidationsinduktionszeit (OIT)

Bei der Prifung nach Abschnitt 2.3.2 weist der OIT der Mittelschicht des Rohres und der
Formstlicke mindestens einen Wert von 8 min bei 200 °C auf.

2.1.12 Ringsteifigkeit

Bei der Prufung nach Abschnitt 2.3.2 weist die Kurzzeitringsteifigkeit einen Mindestwert von
4,0 kN/mm2 auf.

Zum Nachweis der Sandsicherheit sind folgende Werte fur die Ringsteifigkeit zu berticksich-

tigen:

- Sgkurzzeit (24h-Wert) = 20,8 kN/m*
- Skiangzeit = 5,1 kN/m?
Die vertikale Durchmesseréanderung darf

- beim Kurzzeitnachweis 4%
- beim Langzeitnachweis 6 %

nicht Gberschreiten.

2.2 Herstellung, Verpackung, Transport, Lagerung und Kennzeichnung
2.2.1 Herstellung

Die in Abschnitt 2.1 beschriebenen Abwasserrohre und Formstiicke sind im Extrusionsver-
fahren bzw. Spritzgussverfahren unter Beachtung des Abschnitts 2.3.2 zu fertigen. Bei der
Fertigung sind folgende Herstellungsparameter bei jeder neuen Charge und bei jedem
Anfahren der Maschine zu kalibrieren und zu erfassen:
- Temperatur am Extruder bzw. am Spritzkopf,
- Schneckendrehzahl,
- Drehmoment (Uber Motorleistung bzw. Stromaufnahme),
- Massedruck,
- Massetemperatur und
- Male.

22.2 Verpackung, Transport, Lagerung
Die Abwasserrohre und Formstlicke sind so zu lagern und zu transportieren, dass sie sich
nicht unzulassig verformen. Werden Kartons fur Transport und Lagerung der Formstiicke
verwendet, dann sind diese vor Nasse zu schiitzen. Die Stapelh6he der Abwasserrohre auf

der Baustelle oder im Zwischenlager soll, auch wenn Zwischenhdlzer eingelegt werden,
1,50 m nicht tbersteigen.

1 DIN EN 681-1 Elastomer-Dichtungen - Werkstoff-Anforderungen fur Rohrleitungs-Dichtungen fir

Anwendungen in der Wasserversorgung und Entwasserung — Teil 1: Vulkanisierter
Gummi; Deutsche Fassung EN 681-1:1996 + A1:1998 + A2:2002 + AC:2002
+ A3:2005; Ausgabe: 2006-11

79273.18 1.42.1-65/17
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Kennzeichnung

Die Abwasserrohre und Formstiicke miissen vom Hersteller mit dem Ubereinstimmungs-
zeichen (U-Zeichen) nach den Ubereinstimmungszeichen-Verordnungen der Lander
gekennzeichnet werden, einschlie3lich der Zulassungsnummer Z-42.1-223. Die Kennzeich-
nung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 2.3 zum Ubereinstim-
mungsnachweis erfullt sind.

Die Abwasserrohre und Formstiicke sind zuséatzlich deutlich sichtbar und dauerhaft jeweils
mindestens einmal wie folgt zu kennzeichnen mit:

- Nennweite

- Winkel (bei Bdgen)

- Herstellwerk

- Herstellungsjahr

- Eiskristall nach DIN EN 1451-1

- Hausabflussrohr "B" bzw. "BD" nach DIN EN 1451-1

- Baustoffklasse B2 normalentflammbar nach DIN 4102-1.

Ubereinstimmungsnachweis
Allgemeines

Die Bestatigung der Ubereinstimmung der Abwasserrohre und Formstiicke mit den Bestim-
mungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss fur jedes Herstellwerk mit
einem Ubereinstimmungszertifikat auf der Grundlage einer werkseigenen Produktionskon-
trolle und einer regelméaRigen Fremduberwachung der Abwasserrohre und Formstiicke nach
MaRgabe der folgenden Bestimmungen erfolgen.

Fur die Erteilung des Ubereinstimmungszertifikats und die Fremdilberwachung einschlieRlich
der dabei durchzufihrenden Produktprifungen hat der Hersteller der Abwasserrohre und
Formsticke eine hierfur anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierfur anerkannte
Uberwachungsstelle einzuschalten.

Die Erklarung, dass ein Ubereinstimmungszertifikat erteilt ist, hat der Antragsteller durch
Kennzeichnung der Bauprodukte mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) unter Hin-
weis auf den Verwendungszweck abzugeben.

Dem Deutschen Institut far Bautechnik ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des von ihr
erteilten Ubereinstimmungszertifikats zur Kenntnis zu geben.

Werkseigene Produktionskontrolle

In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durchzu-
fuhren. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzunehmende
kontinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicherstellt, dass die
von ihm hergestellten Bauprodukte den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung entsprechen.

Die werkseigene Produktionskontrolle soll mindestens die im Folgenden aufgefihrten MalR-
nahmen einschliel3en.

Beschreibung und Uberpriifung des Ausgangsmaterials und der Bestandteile:

Das verwendete mineralverstarkte Polypropylen muss den in Abschnitt 2.1.1 getroffenen
Feststellungen und den bei der beim Deutschen Institut fir Bautechnik und der fremduber-
wachenden Stelle hinterlegten Rezepturangaben entsprechen.

1.42.1-65/17
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Der Hersteller hat sich zum Nachweis der Rohstoffqualitdét vom Vorlieferanten bei jeder
Lieferung ein Werkszeugnis 2.2 nach DIN EN 10204 vorlegen zu lassen, in dem auch der
mineralische Fillstoffanteil mittels Veraschung nach DIN EN 3451-1" bestimmt worden ist.
Die Bestimmung des Fillstoffanteils erfolgt fur Rohre fur jedes Produktionslos anhand der
Dichtebestimmung nach Abschnitt 2.1.4.

Zur Uberpriifung der Ubereinstimmung mit den in Abschnitt 2.1.9 getroffenen Feststellungen
zu den elastomeren Dichtmitteln hat sich der Antragsteller bei jeder Lieferung davon zu
Uberzeugen, dass die Elastomerdichtungen bzw. deren Begleitdokumente die
CE-Konformitatskennzeichnung sowie die spezifischen Angaben nach DIN EN 681-1"* auf-
weisen.

Kontrolle und Priifungen, die wahrend der Herstellung durchzufiihren sind:
Es sind die in Abschnitt 2.2.1 genannten Feststellungen zu tGberprifen.
Nachweise und Prifungen, die am fertigen Bauprodukt durchzufiihren sind:

Es sind die Anforderungen von DIN EN 1451-1° und abweichend davon die Anforderungen
der folgenden Abschnitte zu prifen:

1. Die Einhaltung der in Abschnitt 2.1.2 genannten Feststellungen zu den Abmessungen der
Rohre und Formstticke ist wahrend der Fertigung standig und fortlaufend zu prufen.

2. Die Einhaltung der in Abschnitt 2.1.4 genannten Grenzwerte flr die Dichte der Abwasser-
rohre und Formstiicke sind nach DIN EN ISO 1183-1* Verfahren A mindestens einmal je
Werkstoffcharge je Maschine und Dimension zu prifen.

3. Die Einhaltung der in Abschnitt 2.1.5 genannten Festlegungen zur Formbestandigkeit
nach Vicat der Abwasserrohre und Formstiicke sind nach DIN EN I1SO 306’ mindestens
einmal je Werkstoffcharge je Maschine und Dimension zu prifen.

4. Die Einhaltung der in Abschnitt 2.1.6 genannten Feststellungen zur Einfarbung der Rohre
und Formstticke ist fir die Rohre mindestens alle zwei Fertigungsstunden je Maschine
und Dimension und fir die Formsticke mindestens alle acht Fertigungsstunden zu
prufen.

5. Die Ubereinstimmung der in Abschnitt 2.1.7.1 getroffenen Feststellungen zur Schlag-
festigkeit sind mindestens einmal pro Fertigungsmonat von jeder Extrusionsanlage nach
dem Stufenverfahren gemaR DIN EN 1411" und mindestens einmal je Fertigungswoche
von jeder Extrusionsanlage nach dem Umfangsverfahren gemaR DIN EN 744 zu
Uberprifen.

6. Die Feststellungen in Abschnitt 2.1.7.2 zur Schlagfestigkeit der gespritzten Formstucke
sind mindestens einmal je Fertigungswoche je Spritzgussmaschine und Dimension bzw.
nach jedem Anfahren der Maschine mittels Fallprifung zu prtfen.

12

DIN EN 10204 Metallische Erzeugnisse - Arten von Prifbescheinigungen; Deutsche Fassung
EN 10204:2004; Ausgabe: 2005-01
13 DIN EN ISO 3451-1 Kunststoffe - Bestimmung der Asche —Teill: Allgemeine Grundlagen
(ISO 3451-1:1997); Deutsche Fassung EN I1SO 3451-1:1997; Ausgabe:1997-10
4 DIN EN ISO 1183-1 Kunststoffe - Verfahren zur Bestimmung der Dichte von nicht verschaumten Kunst-

stoffen —Teil 1: Eintauchverfahren, Verfahren mit Flussigkeitspyknometer und
Titrationsverfahren (1SO 1183-1:2004); Deutsche Fassung EN ISO 1183-1:2004;
Ausgabe: 2004-05

DIN EN 1411 Kunststoff-Rohrleitungs- und Schutzrohrsysteme — Rohre aus Thermoplasten —
Bestimmung der Widerstandsfahigkeit gegentiber &uRerer Schlagbeanspruchung in
Stufenverfahren; Deutsche Fassung EN 1411:1996; Ausgabe: 1996-03

DIN EN 744 Kunststoff-Rohrleitungs- und Schutzrohrsysteme — Rohre aus Thermoplasten —
Prufverfahren fur die Widerstandsféahigkeit gegentber &uRerer Schlagbeanspruchung
im Umgangsverfahren; Deutsche Fassung EN 744:1995; Ausgabe: 1995-08

15

16
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Es sind 10 Formstuicke als Priflinge zu entnehmen. Davon sind 5 Formstiicke mindes-
tens 2 Stunden bei einer Temperatur von (23 + 2) °C zu lagern. Bei gleicher Temperatur
muss jedes dieser 5 Formsticke im freien Fall aus einer Fallhéhe von (1 + 0,05) m,
jeweils verschieden ausgerichtet, auf einen ebenen Betonboden aufschlagen.

Wird dabei kein Bruch festgestellt, so gilt die Priifung als bestanden. Bricht aber
1 Formstiick, so ist die Prifung auf die weiteren 5 Formstiicke zu erweitern. Brechen
mehr als 10 % der Priiflinge, so ist die betroffene Produktionsmenge bis zur zuletzt
bestandenen Prifung zu verwerfen.

7. Die Einhaltung der in Abschnitt 2.1.10 genannten Festlegungen fiir die Schmelze-
MasseflieRrate (MFR) der Rohre und Formstiicke ist nach DIN EN ISO 1133-1"" min-
destens einmal je Werkstoffcharge zu prifen.

8. Die Einhaltung der in Abschnitt 2.1.11 genannten Festlegungen fiir den OIT der Rohre
und Formstiicke ist nach DIN EN ISO 11357-6"® mindestens einmal je Werkstoffcharge zu
prifen.

9. Die Einhaltung der in Abschnitt 2.1.12 genannten Festlegungen fir die Ringsteifigkeit der
Rohre ist nach DIN EN 1SO 9969" mindestens einmal je Quartal zu priifen.

10.Die Einhaltung der Festlegungen zur Herstellung in Abschnitt 2.2.1 sind wéahrend der
Fertigung standig und fortlaufend zu Gberprifen.

11.Die Einhaltung der Festlegungen zur Kennzeichnung in Abschnitt 2.2.3 sind wahrend der
Fertigung standig und fortlaufend zu Gberprifen.

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen. Die Aufzeich-
nungen missen mindestens folgende Angaben enthalten:

- Bezeichnung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsprodukts und der Bestandteile,
- Art der Kontrolle oder Priifung,
- Datum der Herstellung und der Priifung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials,

- Ergebnis der Kontrollen und Prifungen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den An-
forderungen und

- Unterschrift des fur die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen.

Die Aufzeichnungen sind mindestens flunf Jahre aufzubewahren und der fir die Fremduber-
wachung eingeschalteten Uberwachungsstelle vorzulegen. Sie sind dem DIBt und der zu-
standigen obersten Bauaufsichtsbehorde auf Verlangen vorzulegen.

Bei ungenigendem Priifergebnis sind vom Hersteller unverziglich die erforderlichen MalR3-
nahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Bauprodukte, die den Anforderungen nicht
entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit Gbereinstimmenden ausge-
schlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch méglich und zum
Nachweis der Mangelbeseitigung erforderlich - die betreffende Prifung unverziglich zu
wiederholen.

DIN EN ISO 1133-1 Kunststoffe - Bestimmung der Schmelze-MasseflieRrate (MFR) und der Schmelze-
VolumenflieRrate (MVR) von Thermoplasten - Teil 1: Allgemeines Prifverfahren
(ISO 1133-1:2011); Deutsche Fassung EN ISO 1133-1:2011; Ausgabe:2012-03

DIN EN ISO 11357-6 Kunststoffe - Dynamische Differenz-Thermoanalyse (DSC) — Teil 6: Bestimmung der
Oxidations-Induktionszeit (isothermische OIT) und Oxidations-Induktionstemperatur
(dynamische OIT) (ISO 11357-6:2008); Deutsche Fassung EN ISO 11357-6:2013;
Ausgabe:2013-04

DIN EN ISO 9969 Thermoplastische Rohre - Bestimmung der Ringsteifigkeit (ISO 9969:2007); Deutsche
Fassung EN ISO 9969:2007; Ausgabe:2008-03
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2.3.3 Fremduberwachung

In jedem Herstellwerk ist die werkseigene Produktionskontrolle durch eine Fremdiber-
wachung regelmagig zu tberprifen, mindestens jedoch zweimal jahrlich.

Im Rahmen der Fremdiuberwachung ist die Einhaltung der zutreffenden Anforderungen nach
DIN EN 1451-1° sowie die der Abschnitte

- 2.1.2 Abmessungen,

- 2.1.4 Dichte,

- 2.1.5 Vicat

- 2.1.6 Einfarbung

- 2.1.7 Schlagfestigkeit

- 2.1.8 Brandverhalten,

- 2.1.9 Elastomerdichtungen,
- 2.1.10 MFR,

- 2.1.110IT,

- 2.1.12 Ringsteifigkeit,

- 2.2.1 Herstellung und

- 2.2.3 Kennzeichnung
stichprobenartig zu prifen.

Insbesondere ist auferdem die Einhaltung der Anforderungen an die Formbestandigkeit
nach Abschnitt 2.1.5 sowie die der zum Brandverhalten nach Abschnitt 2.1.8 zu tGberprifen.

Die Probenahme und Priifungen obliegen jeweils der anerkannten Uberwachungsstelle unter
Beachtung von DIN CEN/TS 1451-2°.

Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremdiberwachung sind mindestens funf Jahre auf-
zubewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Uberwachungsstelle dem Deut-
schen Institut fir Bautechnik und der zustandigen obersten Bauaufsichtsbehérde auf Ver-
langen vorzulegen.

RudlIf Kersten Beglaubigt
Referatsleiter

79273.18 1.42.1-65/17



elektronische kopie der abz des dibt: z-42.1-223

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Deutsches
Nr. Z-42.1-223 vom 21. Februar 2018 |nstl’;9t
iir

Bautechnik

(e

ARBRRRRRLRINY

Steckmuffe Spitzende

X | 8

N @ # 1\/\\\\\\\
[ 7 n
_"’i =5 ntljfpt;LelZLIJ?noghren
=:B -
_ C

Zulassungsgegenstand: RAUPIANO PLUS—Abwasserrohre und
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Rohre
DN 200
dn 200
© Tol. dn +0.6
b= e 6.2
~
=| Tol. e |+1.0
o
oL Si min. | 0.08
Sa min. | 0.10
ds min ¥
o €2 min "
S| € : *
c 3 min
S| L1 min.| 85
(]
N Amin *
Bmin *
Cmax 5

* Aufgeschobene Doppelmuffe gemdB Tabelle 2 in Teil 2.1.4

si min. =0.05mm fir DN 32 bis DN 160
sa min. =0.1mm fir DN 32 bis DN 160

Rohre DNJ32 bis DN160 entsprechend der Rohrreine S20 nach DIN EN 1431-1

Zulassungsgegenstand: RAUPIANO PLUS—Abwasserrohre und
Formstiicke aus mineralverstdarktem PP in DN32—DN200 innerhalb
von Gebduden und erdverlegt innerhalb von Gebdudestruktur Anlage 2

MaBe Rohre
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Formsticke

DN 110 | 125 [160 *| 160 200
e 40 | 46 | 50 |58 | 6.2
Tol. e |+0.6 |+0.7 |+0.6 |+0.8 |+0.9

* Bogen DN/OD 160/15" und DN/OD 160/30"

Ubergang DN/OD 160/125
Muffenstopfen DN/OD 160

Im Bereich zwischen Muffe und Spitzende durfen die Formstuicke

Wandverdickungen nach auBen aufweisen, die maximal den doppelten
Wanddicken entsprechen.

Sonstige Formsticke DN32 bis DN160 entsprechend der Rohrreihe S20 nach
DIN EN 1451-1

Zulassungsgegenstand: RAUPIANO PLUS—Abwasserrohre und
Formstlcke aus mineralverstdrktem PP in DN32—DN200 innerhalb
von Gebduden und erdverlegt innerhalb von Gebdudestruktur Anlage 3

MaBe Formstlicke
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29045

MaBe HebeanlagenanschluBstlick

e _g
:U-?/\.//////f7->\/////////////////// /‘)Di
\ W . f
o W
Y Y
\ V) |
|
S
« X 1D
dn e Si min | Sa min
DN 40 |40 +9.3] 3,0v0.3] 0,05 0,1
DN 50 |[50+0.3| 3,0t0.3| 0,05 0,1
DN 75 |75 +0.4]3,0t0.3| 0,05 0,1
DN 90 |90 +0.4] 31+0.6] 0,05 0,1
DN 110 [110+0.4| 3,4t0.6| 0,05 0,1
Zulassungsgegenstand: RAUPIANO PLUS—Abwasserrohre und
Formstucke aus mineralverstdrktem PP in DN32—DN200 innerhalb
von Gebduden und erdverlegt innerhalb von Gebdudestruktur Anlage 4
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Produkt Bezeichnung Dichte in g/cm3
Abwasserrohre DN/OD 160 und DN/OD 200 1,500 + 0,200
Abwasserrohre und Hebeanlagenanschlussstiicke DN/OD 32 bis DN/OD 125 1,900 + 0,200
Bogen DN/OD 32/15° DN/OD 110/30°
DN/OD 32/30° DN/OD 110/45°
DN/OD 32/45° DN/OD 110/67°
DN/OD 32/87° DN/OD 110/87°
DN/OD 40/67° DN/OD 110/87,5°
DN/OD 50/45° DN/OD 125/15°
DN/OD 50/87° DN/OD 125/30°
DN/OD 90/15° DN/OD 125/45°
DN/OD 90/30° DN/OD 125/67°
DN/OD 90/45° DN/OD 125/87°
DN/OD 90/67° DN/OD 160/45°
DN/OD 90/87° DN/OD 160/87°
DN/OD 110/15°
Uberschiebmuffe und Doppelmuffe DN/OD 32 DN/OD 125
DN/OD 90 DN/OD 160
DN/OD 110 DN/OD 160
Kurzrohre DN 32/150 mm DN/OD 75/250 mm
DN 32/250 mm DN/OD 90/150 mm
DN/OD 40/150 mm DN/OD 90/250 mm
DN/OD 40/250 mm DN/OD 110/150 mm
DN/OD 50/150 mm DN/OD 110/250 mm
DN/OD 50/250 mm DN/OD 125/150 mm
DN/OD 75/150 mm DN/OD 125/250 mm
Abzweig DN 32/32/45° DN/QOD 110/75/87°
DN 32/32/87° DN/OD 110/90/45°
DN/OD 50/40/45° DN/OD 110/90/87° 1,800 £ 0,200
DN/OD 50/40/87° DN/OD 110/110/45°
DN/OD 50/50/45° DN/OD 110/110/87°
DN/OD 50/50/87° DN/QOD 125/110/45°
DN/OD 75/75/45° DN/OD 125/110/87°
DN/OD 90/50/45° DN/OD 125/125/45°
DN/OD 90/50/87° DN/QOD 125/125/87°
DN/OD 90/75/45° DN/OD 160/110/45°
DN/OD 90/75/87° DN/OD 160/110/87°
DN/OD 90/90/45° DN/OD 160/125/45°
DN/OD 90/90/87° DN/OD 160/125/87°
DN/OD 110/50/45° DN/OD 160/160/45°
DN/OD 110/50/87° DN/OD 160/160/87°
DN/OD 110/75/45° DN/OD 200/160/87°
Doppelabzweig DN/OD 110/110/110/45° DN/OD 110/110/110/87°
Ubergangsrohre DN 40/32 DN/OD 110/75
DN 50/32 DN/QD 110/90
DN/OD 90/50 DN/OD 125/110
DN/OD 90/75 DN/OD 160/110
Anschlussstick an Liftungsleitung DN/OD 75/80
Langmuffe DN/OD 90 DN/OD 110
Reinigungsrohr DN/OD 50 DN/OD 110
DN/OD 75 DN/OD 125
DN/OD 90 DN/OD 160
Muffenstopfen DN/OD 32
Zulassungsgegenstand: RAUPIANO PLUS Abwasserrohre und Formstiicke aus mineralverstarktem
PP in DN32 - DN200 innerhalb von Gebauden und erdverlegt innerhalb von Gebaudestruktur Anlage 5
Dichte des mineralverstarkten PP der Abwasserrohre und Formstlicke Tabelle 1/2
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Dichte des mineralverstérkten PP der Abwasserrohre und Formstlicke Tabelle 2/2

Produkt Bezeichnung Dichte in g/cm3
Bogen DN/OD 40/15° DN/OD 75/30°
DN/OD 40/30° DN/OD 75/45°
DN/OD 40/45° DN/OD 75/67°
DN/OD 40/87° DN/OD 75/87°
DN/OD 50/15° DN/OD 200/45°
DN/OD 50/30° DN/OD 200 87°
DN/OD 50/67° DN/OD 160/15°
DN/OD 75/15° DN/OD 160/30°
Abzweig DN/OD 40/40/45° DN/OD 75/75/87°
DN/OD 40/40/87° DN/OD 200/160/45°
DN/OD 75/50/45° DN/OD 200/200/45°
DN/OD 75/50/87°
Ubergangsrohre DN/OD 50/40 DN/OD 160/125 1,300 £ 0,300
DN/OD 75/50 DN/OD 200/160
DN/OD 110/50
Anschlussstiick DN/OD 40/40-30 DN/OD 50/40-30
Uberschiebmuffe und Doppelmuffe DN/OD 40 DN/OD 75
DN/OD 50 DN/OD 200
Siphonwinkel DN/OD 40/40-30 DN/OD 50/50
DN/OD 50/40-30
Muffenstopfen DN/OD 40 DN/OD 110
DN/OD 50 DN/OD 125
DN/OD 75 DN/OD 160
DN/OD 90 DN/OD 200
Zulassungsgegenstand: RAUPIANO PLUS Abwasserrohre und Formstiicke aus mineralverstarktem
PP in DN32 - DN200 innerhalb von Gebauden und erdverlegt innerhalb von Gebaudestruktur Tabelle 6
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