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Die Europaische Technische Bewertung wird von der Technischen Bewertungsstelle in ihrer
Amtssprache ausgestellt. Ubersetzungen dieser Europaischen Technischen Bewertung in andere
Sprachen missen dem Original vollstandig entsprechen und missen als solche gekennzeichnet sein.

Diese Europaische Technische Bewertung darf, auch bei elektronischer Ubermittlung, nur vollstandig und
ungekirzt wiedergegeben werden. Nur mit schriftlicher Zustimmung der ausstellenden Technischen
Bewertungsstelle kann eine teilweise Wiedergabe erfolgen. Jede teilweise Wiedergabe ist als solche zu
kennzeichnen.

Die ausstellende Technische Bewertungsstelle kann diese Europaische Technische Bewertung
widerrufen, insbesondere nach Unterrichtung durch die Kommission gemafR Artikel 25 Absatz 3 der
Verordnung (EU) Nr. 305/2011.
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3.2

3.3
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Technische Beschreibung des Produkts

Der 292 Alfa Injektionsmértel fur Mauerwerk ist ein Verbunddibel (Injektionstyp), der aus einer
Mortelkartusche mit Injektionsmortel 292 Alfa, einer Siebhilse und einer Gewindestange mit
Sechskantmutter und Unterlegscheibe besteht. Die Stahlteile bestehen aus verzinktem Stahl
oder aus nichtrostendem Stahl.

Die Ankerstange wird in ein mit Injektionsmdrtel gefllltes Bohrloch gesetzt und durch den
Verbund und/oder Formschluss zwischen Stahlteil, Injektionsmdrtel und Mauerwerk verankert.

Die Produktbeschreibung ist in Anhang A angegeben.

Spezifizierung des Verwendungszwecks gemidR dem anwendbaren Europaischen
Bewertungsdokument

Von den Leistungen in Abschnitt3 kann nur ausgegangen werden, wenn der Dubel
entsprechend den Angaben und Bedingungen nach Anhang B verwendet wird.

Die Priuf- und Bewertungsmethoden, die dieser Europaischen Technischen Bewertung zu
Grunde liegen, fliihren zur Annahme einer Nutzungsdauer des Dibels von mindestens
50 Jahren. Die Angabe zur Nutzungsdauer kann nicht als Garantie des Herstellers ausgelegt
werden, sondern ist lediglich ein Hilfsmittel zur Auswahl des richtigen Produkts in Bezug auf die
erwartete wirtschaftlich angemessene Nutzungsdauer des Bauwerks.

Leistung des Produkts und Angaben der Methoden ihrer Bewertung

Mechanische Festigkeit und Standsicherheit (BWR 1)

Wesentliches Merkmal Leistung

Charakteristische Werte fur Widerstand Siehe Anhang C1 bis C 45

Verschiebungen Siehe Anhang C 5 bis C 45
Brandschutz (BWR 2)

Wesentliches Merkmal Leistung

Brandverhalten Klasse A1

Hygiene, Gesundheit und Umweltschutz (BWR 3)

Wesentliches Merkmal Leistung

ISntr(;?fI;,nEmlssmn und/oder Freisetzung von gefahrlichen Leistung nicht bewertet

Angewandtes System zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestindigkeit mit
der Angabe der Rechtsgrundlage

GemalR dem Europaischen Bewertungsdokument EAD 330076-00-0604 gilt folgende
Rechtsgrundlage: [97/177/EG].

Folgendes System ist anzuwenden: 1

8.06.04-797/18
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Fiir die Durchfilhrung des Systems zur Bewertung und Uberpriiffung der
Leistungsbestandigkeit erforderliche technische Einzelheiten gemdR anwendbarem
Europaischen Bewertungsdokument

Technische Einzelheiten, die fur die Durchfihrung des Systems zur Bewertung und
Uberprifung der Leistungsbestandigkeit notwendig sind, sind Bestandteil des Prifplans, der
beim Deutschen Institut fiir Bautechnik hinterlegt ist.

Ausgestellt in Berlin am 22. Februar 2019 vom Deutschen Institut fir Bautechnik

BD Dipl.-Ing. Andreas Kummerow Beglaubigt:
Abteilungsleiter
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Installation in Lochstein: Ankerstange (optional mit Innengewinde) mit Siebhulse

7772 7

) VI
s o

A VS,
[ S

do

do

tix

Installation in Vollstein: Ankerstange (optional mit Innengewinde) ohne Siebhilse

M Tinst,max

et = effektive Verankerungstiefe
g = nominelle Verankerungstiefe
ho = Bohrlochtiefe

do = Bohrlochdurchmesser

tix = Dicke des Anbauteils
Tistmax = Max. Installationsmoment
h = Bauteildicke

292 Alfa Injektionsmaortel fur Mauerwerk

Produktbeschreibung
Einbauzustand

Anhang A1
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280 ml (Typ: koaxial)

Schraubverschluss ”[E

Statikmischer

Kartusche 292 Alfa Injektionsmortel

Aufdruck: 292 Alfa Injektionsmértel fir Beton und Mauerwerk,
Verarbeitungshinweise, Chargennummer, Haltbarkeit,
Gefahrennummern, Aushartezeit und Verarbeitungszeit
(abhangig von der Temperatur), optional mit Kolbenwegskala

A N7 ;ﬁ‘\' <9 ;“”\V_ ) SN
@ ] )*’)} /)% NS 3

292 Alfa Injektionsmortel fir Mauerwerk

Produktbeschreibung
Injektionssystem

Anhang A2
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302/314 Alfa Ankerstangen oder Ankerstangen mit Sechskantkopf: M8, M10, M12, M16

Optional:
302/314 Alfa Ankerstange / Markierung der Setztiefe

|ges

- ‘ —3 — 2
c hef / | ;
T . |
ni ) ) ) ) I
o _ . |
—1 Pragung: <> M0
Q =" Werkzeichen,
: ] ‘ ]
§ — M10  Gewindegréfe
H g7 ‘
S < e R ’*’I’ — - A4 Zusatzliche Kennung bei
— nichtrostendem Stahl
|- hef o HCR  zusatzliche Kennung
Iges bei hochkorrosions-

| —— - — —

bestandigem Stahl

Ankerstange mit Sechskantkopf zusatzlich HCR.

Handelsubliche Gewindestangen mit:

- Werkstoff, Abmessungen und mechanische Eigenschaften gem. Tabelle A1 und Tabelle A2
- Abnahmeprifzeugnis 3.1 gemaB EN 10204:2004
- Markierung der Verankerungstiefe

Ankerstange mit Innengewinde IG M6, IG M8 und IG M10

— - — £
ob 12
) ) —-— S 5
‘ — A 2 tn
\-6
hef = hnom 1
4 - - Prégung z.B.: <D M8

<> Herstellerkennung

| Kennzeichnung Innengewinde

M8 GewindegrdéBe (Innengewinde)

A4 Zuséatzliche Kennung bei nichtrostendem Stahl

HCR  Zusétzliche Kennung bei hochkorrosions-
bestandigem Stahl HCR.

292 Alfa Injektionsmortel fir Mauerwerk

Produktbeschreibung Anhang A3

Ankerstangen

Z11665.19 8.06.04-797/18
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Tabelle A1:

Werkstoffe

Teil

Benennung

Werkstoff

Stahlteile, galvanisch verzinkt 2 5 ym gemaR EN ISO 4042:1999 oder
feuerverzinkt =2 40 pm gemaR EN ISO 1461:2009 und EN ISO 10684:2004+AC:2009

Stahl geman EN 10087:1998 oder EN 10263:2001

1 | Ankerstange Festigkeitsklasse 4.6, 4.8, 5.6, 5.8, 8.8
geman EN 1993-1-8:2005 +AC:2009
Stahl geman EN 10087:1998 oder EN 10263:2001
Festigkeitsklasse 4 (fir Ankerstangen der Klasse 4.6, 4.8)
2 | Sechskantmutter Festigkeitsklasse 5 (flir Ankerstangen der Klasse 5.6, 5.8)
Festigkeitsklasse 8 (fir Ankerstangen der Klasse 8.8)
geman EN ISO 898-2:2012
Unteriegscheibe, EN iSO 887:2008,
3 EN ISO 7089:2000, EN ISO 7093:2000 | Stahl, galvanisch verzinkt oder feuerverzinkt
oder EN ISO 7094:2000
Stahl, galvanisch verzinkt,
4 | Ankerstange mit Innengewinde Festigkeitsklasse 5 (fir Ankerstange der Klasse 5.6, 5.8 und 8.8)

gem. EN ISO 898-1:2013

Stahlteile aus nichtrostendem Stahl

Werkstoff 1.4401 / 1.4404 / 1.4571 / 1.4362, EN 10088-1:2014,

1 | Ankerstange Festigkeitsklasse 70 gem. EN ISO 3506-1:2009
Festigkeitsklasse 80 gem. EN ISO 3506-1:2009
Werkstoff 1.4401 / 1.4404 / 1.4571 /1.4362, EN 10088-1:2014,
Festigkeitsklasse 70 (fir Ankerstangen der Klasse 70)
2 | Sechskantmutter Festigkeitsklasse 80 (flir Ankerstangen der Klasse 80)
geman EN ISO 3506-2:2009
Unterlegscheibe, EN ISO 887:20086,
3 | ENISO 7089:2000, EN ISO 7093:2000 | Werkstoff 1.4401 /1.4404 / 1.4571 / 1.4362 gemaf EN 10088-1:2014
oder EN ISO 7094:2000
Werkstoff 1.4401 /1.4404 / 1.4571 / 1.4362 EN 10088-1:2014,
4 | Ankerstange mit Innengewinde Festigkeitsklasse 70 (fir Ankerstange der Klasse 70) gem.

EN ISO 3506-1:2009

Stahlteile aus hochkorrosionsbestédndigem Stahl

Werkstoff 1.4529 / 1.4565, EN 10088-1:2014,

1 | Ankerstange Festigkeitsklasse 70, gemal EN ISO 3506-1:2009
Festigkeitsklasse 80, gemaB EN ISO 3506-1:2009
Werkstoff 1.4529 / 1.4565, EN 10088-1:2014,
> | Sechskantmutter Festigkeitsklasse 70 (fiir Ankerstangen der Klasse 70)
Festigkeitsklasse 80 (fiir Ankerstangen der Klasse 80)
geman EN ISO 3506-2:2009
Unterlegscheibe, EN ISO 887:2006,
3 | ENISO 7089:2000, EN ISO 7093:2000 | Werkstoff 1.4529 / 1.4565 gemaB EN 10088-1:2014
oder EN ISO 7094:2000
Werkstoff 1.4529 / 1.4565 EN 10088-1:2014,
4 | Ankerstange mit Innengewinde Festigkeitsklasse 70 (fir Ankerstange der Klasse 70) gem.
EN ISO 3506-1:2009
Siebhiilse Material: Polypropylene

292 Alfa Injektionsmortel fir Mauerwerk

Anhang A4
Produktbeschreibung g
Werkstoffe
Z11665.19 8.06.04-797/18
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Produktbeschreibung

Abmessungen der Ankerstangen und Siebhulsen

Tabelle A2: Abmessung der Ankerstangen
Min. Gewindelange :
) Durchmesser Einschraubtiefe | (Innengewinde) Gesamtiange
Typ GroBe d1 = dnom d2 I—IG,min LIG Iges
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
Ankerstange
302/314 Alfa M8 8 - - - het + tix + 9,5
Ankerstange
und M10 10 - - - Pet + thix + 11,5
Ankers_iange M12 12 - - - Net + ti + 17,5
mi
Sechskantkopf | M16 16 - - - het + tix + 20,0
Ankerstange mit innengewinde und metrischem AuiBengewinde
M6 10 6 8 20 mit Siebhiilse:  her- 5mm
IG M8 12 8 8 20 ohne Siebhiilse: he
M10 16 10 10 25
Tabelle A3: Abmessungen der Siebhiilsen
d =dn m Ls=hes = hn m
Typ GroBe 2w ST T W
[mm] [mm]
Lochoeh RN 349 Alfa
s = Mef = MNnom _ ‘W"gg,‘],i/r_‘ . Siebhiilsen 12 80
- A !’ = 12x80
" G 1 % 349 Alfa
* - = Siebhiilsen 16
O = 16x85
& | = 85
BN Rasree]
= % 349 Alfa
o Siebhiilsen 20
- 20x85
( 349 Alfa
Siebhiilsen 16
- Lo =her= hyom - 16x130
130
i —
ds ' = 349 Alfa
Siebhiilsen 20
y 20x130
349 Alfa
Siebhiilsen 20 200
20x200
292 Alfa Injektionsmortel fir Mauerwerk
Anhang A5

Z11665.19
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Spezifizierung des Verwendungszwecks

Beanspruchung der Verankerung:
Statische und quasi-statische Lasten

Verankerungsgrund
Porenbeton (Nutzungskategorie d), gemas Anhang B2.

Vollsteine (Nutzungskategorie b), geméan Anhang B2.
Hohl- und Lochsteine (Nutzungskategorie c), gemaf Anhang B2 und B3.
Festigkeitsklasse des Mauermértels mindestens M2,5 gemaf EN 998-2:2010.

Bei anderen Steinen in Vollsteinmauerwerk, Hohl- oder Lochsteinmauerwerk oder in Porenbeton darf die
charakteristische Tragfahigkeit der Diibel durch Baustellenversuche nach TR 053 (Recommendations for job site
tests of metal injection anchors for use in masonry) unter Beriicksichtigung des B-Faktors nach Anhang C1, Tabelle
C1 ermittelt werden.
Anmerkung: Die charakteristischen Tragfahigkeiten fiir Porenbeton und Vollsteine gelten auch fiir groBere Steinformate und héhere
Steindruckiestigkeiten.
Temperaturbereich:
Ta: - 40°C bis +40°C (max. Kurzzeit-Temperatur +40°C und max. Langzeit-Temperatur +24°C)
Tp: - 40°C bis +80°C (max. Kurzzeit-Temperatur +80°C und max. Langzeit-Temperatur +50°C)
Te: - 40°C bis +120°C (max. Kurzzeit-Temperatur +120°C und max. Langzeit-Temperatur +72°C)

Anwendungsbedlngungen (Umweltbedingungen):
Trockenes und nasses Mauerwerk (in Bezug auf den Injektionsmortel).
Bauteile unter den Bedingungen trockener Innenrdume (verzinkter Stahl, nichtrostender Stahl oder
hochkorrosionsbestéandiger Stahl).
Bauteile im Freien (einschlieBlich Industrieatmosphéare und Meeresnéhe) oder in Feuchtraumen, wenn keine
besonders aggressiven Bedingungen vorliegen (nichtrostender Stahl oder hochkorrosionsbestandiger Stahl).
Bauteile im Freien und in Feuchtrdumen, wenn besonders aggressive Bedingungen vorliegen
(hochkorrosionsbestandiger Stahl).
Anmerkung: Aggressive Bedingungen sind z.B. standiges, abwechselndes Eintauchen in Seewasser oder der Bereich der Spritzzone
von Seewasser, chlorhaltige Atmosphare in Schwimmbadhallen oder Atmosphare mit extremer chemischer Verschmutzung (z. B. bei
Rauchgas-Entschwefelungsanlagen oder StraBBentunneln, in denen Enteisungsmittel verwendet werden).

Nutzungskategorien in Bezug auf Montage und Verwendung:
Kategorie d/d  Einbau und Verwendung in trockenem Mauerwerk.
Kategorie w/d  Einbau in nassem Mauerwerk, Verwendung in trockenem Mauerwerk
Kategorie w/w  Einbau und Verwendung in trockenem oder nassem Mauerwerk

Bemessung
Unter Beriicksichtigung des jeweiligen Mauerwerks im Verankerungsbereich, der zu Ubertragenden Lasten sowie
der Weiterleitung der Lasten im Bauteil sind priifoare Berechnungen und Konstruktionszeichnungen anzufertigen.
Auf den Konstruktionszeichnungen ist die Lage des Dibels anzugeben.

Die Bemessung der Verankerungen erfolgt geméan Technical Report TR 054, Design Method A unter der
Verantwortung eines auf dem Gebiet der Verankerungen und des Mauerwerksbaus erfahrenen Ingenieurs.

- e Nrk s Nrip = Nrkb NRk,pb
Charakteristische Werte der Tragfahigkeit Ve Viteo und Ve VA
Ermittlung nach Anhang C2 Anhang C4 bis C45 TR 054

Bei Anwendungen mit Siebhiilse mit Bohrlochdurchmessern <15mm, in nichtgefiiliten Fugen:

- NRka =0,18* NRkp und NRka =0,18* NRkb (NHk,p = NRk,b siehe Anhang C4 bis C45)

- VHKCJ 0,15* Vchund VRka =0,15"* VHkb (VRk,b und VRk,c siehe Anhang C4 bis C45)
Anwendungen ohne Siebhlse in nichtgeflllten Fugen sind nicht erlaubt.

E|nbau
Trockenes oder nasses Mauerwerk.
Bohrverfahren nach Anhang C4 — C45.
Einbau durch entsprechend geschultes Personal unter der Aufsicht des Bauleiters.
Bei Verwendung von Ankerstangen mit Innengewinde (IG) missen Schrauben oder Gewindestangen (inkl. Mutter
und Unterlegscheibe) dem Material und der Festigkeitsklasse der Ankerstange entsprechen.

292 Alfa Injektionsmortel fir Mauerwerk

Anhang B1

Verwendungszweck
Spezfikationen
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Verwendungszweck

Steintyp und Eigenschaften mit den entsprechenden Befestigungselementen

Tabelle B1:  Ubersicht der Mauersteine und Eigenschaften mit den entsprechenden
Befestigungselemente (Ankerstange und 349 Alfa Siebhiilse)
Ab- = 2
o messungen| < & 5
=z Lange S S g
£ Steinart Foto Breite a9 S 349 Alfa Siebhiilse - Ankertyp &
2 Hohe = - g
a
[mm]  [[N/mm?]|[kg/dm?]
Porenbetonsteine geméns EN 771-4
;| Porenbeton — B s | 0s | MeMiOMIZMIE Cc4
AAC6 L 249 IG-M6/IG-M8/IG-M10 c5
Kalksandsteine geméfB EN 771-2
M8/M10/M12/M16/1G-M6/1G-M8/1G-M10
349 12x80 — M8
Kalksand- 240 10 349 16x85 — M8/M10/1G-M6 Cé6
2 vollstein 115 20 2,0 349 16x130 — M8/M10/IG-M6 -
KS-NF 71 27 349 20x85 — M12/M16/IG-M8/IG-M10 Cs8
349 20x130 — M12/M16/1G-M8/IG-M10
349 20x200 — M12/M16/1G-M8/IG-M10
349 12x80 — M8
349 16x85 — M8/M10/1G-M6
g | Alksand: pa B 1 14 | 349 16x130 - MB/M10/G-Me 9
Kol 3DF 13 14 | 349 20x85 — M12/M16/IG-M8/IG-M10 o1
349 20x130 — M12/M16/1G-M8/IG-M10
349 20x200 — M12/M16/1G-M8/1G-M10
s 349 12x80 — M8
Kalksand- Sa < 498 10 349 16x85 — M8/M10/1G-M6 C12
4 lochstein = \\\ 175 12 1,4 349 16x130 — M8/M10/IG-M6 -
KSL-12DF 238 16 349 20x85 - M12/M16/IG-M8/IG-M10 C14
349 20x130 — M12/M16/IG-M8/IG-M10
Ziegelsteine gemén EN 771-1
M8/M10/M12/M16/IG-M6/IG-M8/IG-M10
349 12x80 — M8
Voliziegel 240 10 349 16x85 — M8/M10/IG-M6 C15
5 My §F 115 20 1,6 | 349 16x130 — M8/M10/IG-M6 -
55 28 349 20x85 — M12/M16/1G-M8/IG-M10 C17
349 20x130 — M12/M16/1G-M8/IG-M10
349 20x200 — M12/M16/1G-M8/IG-M10
349 12x80 — M8
6 349 16x85 — M8/M10/IG-M6
o | ochioch o 8 | g |34916x130-M8/M10/G-M6 c18
HLz-1g6DF 238 12 ’ 349 20x85 — M12/M16/1G-M8/IG-M10 C20
14 349 20x130 — M12/M16/IG-M8/IG-M10
349 20x200 — M12/M16/1G-M8/IG-M10
349 12x80 - M8
Lochziegel 500 4 349 16x85 — M8/M10/1G-M6 c21
7 Porotherm 200 6 0,7 349 16x130 — M8/M10/IG-M6 -
Homebric 299 10 349 20x85 — M12/M16/IG-M8/IG-M10 Cca3
349 20x130 — M12/M16/IG-M8/IG-M10
292 Alfa Injektionsmortel fir Mauerwerk
Anhang B2
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Verwendungszweck
Steintyp und Eigenschaften mit den entsprechenden Befestigungselementen

Tabelle B1: Ubersicht der Mauersteine und Eigenschaften mit den entsprechenden
Befestigungselementen (Ankerstange und 349 Alfa Siebhiilse) — Fortsetzung
Ab- = 2
- messungen | x & 5 o
=z Lange S 2 S c
'uE> Steinart Foto Breite a @ S 349 Alfa Siebhiilse - Ankertyp 8
w w—— c
& Hbéhe o <
[mm]  |[N/mm?]|[kg/dm?]
Ziegelsteine geman EN 771-1
349 12x80 - M8
. 500 4 349 16x85 — M8/M10/IG-M6 C24
8 | pogiaogel 200 6 | 06 |34916x130 - M8/M10/IG-M6 i
314 10 349 20x85 - M12/M16/IG-M8/I1G-M10 C26
349 20x130 — M12/M16/IG-M8/IG-M10
349 12x80 — M8
Lochziegel 500 6 349 16x85 — M8/M10/IG-M6 ca7
9 | Golbiis e 200 9 0,6 | 349 16x130 — M8/M10/IG-M6 -
314 12 349 20x85 - M12/M16/IG-M8/I1G-M10 C29
349 20x130 — M12/M16/1G-M8/IG-M10
349 12x80 - M8
Lochziegel 560 6 349 16x85 — M8/M10/1G-M6 C30
10| Ubanboe 200 9 0,7 | 349 16x130 — M8/M10/IG-M6 -
274 12 349 20x85 - M12/M16/IG-M8/1G-M10 C32
349 20x130 — M12/M16/IG-M8/1G-M10
349 12x80 - M8
Lochziegel 500 4 349 16x85 — M8/M10/I1G-M6 C33
11 Brique 200 8 0,7 | 349 16x130 — M8/M10/IG-M6 -
creuse C40 200 12 349 20x85 - M12/M16/IG-M8/IG-M10 C35
349 20x130 — M12/M16/IG-M8/IG-M10
349 12x80 - M8
. 4 349 16x85 — M8/M10/I1G-M6
o | LoShziegel 250 6 | og |34916x130 - MB/M10IG-M6 C36
Leageri 250 8 ’ 349 20x85 - M12/M16/IG-M8/I1G-M10 c38
99 12 349 20x130 — M12/M16/IG-M8/IG-M10
349 20x200 — M12/M16/IG-M8/1G-M10
349 12x80 - M8
] 10 349 16x85 — M8/M10/IG-M6
Lochziegel LI i I 16 | og | 349 16x130 — M8/M10/G-Me 39
43 | Doppio Uni ll".,.n 150 20 ’ 349 20x85 — M12/M16/IG-M8/IG-M10 o4t
PR 28 349 20x130 — M12/M16/1G-M8/IG-M10
349 20x200 — M12/M16/1G-M8/1G-M10
Leichtbetonsteine gemaf EN 771-3
Lochstein 349 12x80 - M8
aus 494 349 16x85 — M8/M10/IG-M6 C42
Leichtbeton 200 4 0,8 349 16x130 — M8/M10/IG-M6 -
14 Bloc creux 190 349 20x85 - M12/M16/IG-M8/I1G-M10 C43
B40 349 20x130 — M12/M16/IG-M8/1G-M10
M8/M10/M12/M16/1G-M6/IG-M8/1G-M10
349 12x80 - M8
. 300 349 16x85 — M8/M10/I1G-M6 C44
yollsteln aus 123 2 | 06 | 349 16x130 - M8/M10/G-M6 :
15 248 349 20x85 — M12/M16/IG-M8/IG-M10 C45
349 20x130 — M12/M16/IG-M8/IG-M10
349 20x200 — M12/M16/1G-M8/1G-M10
292 Alfa Injektionsmortel fir Mauerwerk
Anhang B3
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Montage: Reinigungsbiirste
(l | ===
Tabelle B2: Montagekennwerte fiir Porenbeton und Volistein
(ohne Siebhiilse)
° ° °
€ o 5 ¢ 5 o 5 @
== == P ==
=Es =Egs =EB =Eg
w c 00| g000Q c Q00 s 200
Ankerstangentyp und -gréBe = g gi‘-% = g gi‘-% = g gi‘-% = g gi‘-%
Teog|T00E| o, |[TVBE|l o |ZBBE| 2
Voo | NVNOOC = [T T = [ T T = s
SEEQ|Sc< 8 SE€ SEE
B<<n|[B<<n| €& [8<<n| & |8<<n| &
Bohrernenndurchmesser do| [mm] 10 12 14 18
Bohrlochtiefe ho| [mm] 80 90 100 100
Effektive Verankerungstiefe het [ [mm] 80 90 100 100
Minimale Wanddicke Rmin | [mm] her + 30
Durchgangsloch im
anzuschlieBenden Bauteil dr<| [mm] 9 12 7 14 9 18 12
Burstendurchmesser dp [ [mm] 12 14 16 20
Min. Burstendurchmesser domin [ [mMm] 10,5 12,5 14,5 18,5
Max. Installationsdrehmoment Tinstmax | [Nm] 2 (14 far Mz DF)
Tabelle B3: Montagekennwerte in Voll- und Lochstein
(mit Siebhiilse)
M12/M16
AnkerstangengroBe M8 M?G/_I:\AALO / IG-M8
IG-M10
o 10 S 10 a ]
349 Alfa Siebhiilse Q @Q v ® o q
N © e o o o
- - - N N N
Bohrernenndurchmesser do| [mm] 12 16 20
Bohrlochtiefe ho| [mm] 85 90 135 90 135 205
Effektive Verankerungstiefe het| [mm] 80 85 130 85 130 200
Minimale Wanddicke hmin | [MM] 115 115 175 115 175 240
i 9 (IG-M8)
Durchgangsloch im gs| [mmi o 73'(6,\/";')6) 12 (IG-M10)
anzuschlieBenden Bauteil = 12 (M10) 14 (M12)
18 (M16)
Blrstendurchmesser dp | [mm] 14 18 22
Min. Burstendurchmesser domin [ [mMm] 12,5 16,5 20,5
Max. Installationsdrehmoment Tinstmax | [Nm] 2
292 Alfa Injektionsmortel fir Mauerwerk
Verwendungszweck Anhang B4
Reinigungsbirste, Montagekennwerte
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Tabelle B4: Maximale Verarbeitungszeiten und minimale Aushértezeiten
292 Alfa Injektionsmortel

Temperatur im _ ) Minimale Aushértezeit in
Verankerungsgrund Kartuschentemperatur | Verarbeitungszeit v trockenem Y
erankerungsgrund
0°C bhis +4°C 45 min 7h
+5°C bis +9°C 25 min 2h
+10°C bis +19°C 15 min 80 min
+20°C bis +29°C + 5°C bis + 40°C 6 min 45 min
+30°C bis +34°C 4 min 25 min
+35°C bis +39°C 2 min 20 min
+40°C 1,5 min 15 min

" Die Aushértezeiten sind in feuchtem Verankerungsgrund zu verdoppeln.

292 Alfa Injektionsmortel fir Mauerwerk

Verwendungszweck
Verarbeitungs- und Aushartezeit
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Montageanweisung in Vollstein ohne Siebhiilse

|| Das Bohrloch, senkrecht zur Oberflache des Verankerungsgrundes, mit Bohrverfahren nach

I Tl 1L Anhang C4-C45, mit vorgeschriebenem Bohrernenndurchmesser und Bohrlochtiefe entsprechend
T der AnkergréBe und Einbindetiefe des gewahlten Dibels, im Verankerungsgrund erstellen. Bei

-y Fehlbohrungen ist das Bohrloch zu vermérteln.

Bohrloch muss unmittelbar vor der Montage des Ankers gereinigt werden.

2a.

Das Bohrloch vom Bohrlochgrund her zweimal ausblasen.

Geeignete Stahlblrste entsprechend Anhang B4 in Bohrmaschine oder Akkuschrauber

2b. einspannen und das Bohrloch zweimal birsten.

2c. AnschlieBend das Bohrloch erneut vom Bohrlochgrund her zweimal ausblasen.

Den mitgelieferten Statikmischer fest auf die Kartuschen aufschrauben und Kartusche in eine
geeignete Auspresspistole einlegen. Bei Schlauchfolien den Clip vor der Verwendung
abschneiden. Bei jeder Arbeitsunterbrechung langer als die empfohlene Verarbeitungszeit
(Tabelle B4) und bei jeder neuen Kartusche ist der Statikmischer zu erneuern.

Vor dem Injizieren des Mértels Setztiefe auf der Ankerstange markieren.
Die Ankerstange soll schmutz-, fett- und 6lfrei sein.

Mértelvorlauf solange auspressen (min. 3 volle Hiibe, bei Schlauchfoliengebinden 6 volle Hibe),
bis der austretende Injektionsmdrtel eine gleichmansige graue Farbe aufweist. Dieser Vorlauf darf
nicht verwendet werden.

1| Gereinigtes Bohrloch vom Bohrlochgrund her mindestens 2/3 mit Verbundmértel befiillen.
Langsames Zuriickziehen des Statikmischers aus dem Bohrloch verhindert die Bildung von
Lufteinschliissen. Die temperaturabhéngigen Verarbeitungszeiten (Tabelle B4) sind zu beachten.

~ || Befestigungselement mit leichten Drehbewegungen bis zur festgelegten Setztiefe einfihren.

1| Ankerstange ist richtig gesetzt, wenn um die Ankerstange am Bohrlochmund Mértel austritt. Wird
kein Mértel an der Oberflache sichtbar, Ankerstange sofort herausziehen, Mértel ausharten
lassen, Loch aufbohren und erneut bei Schritt 2 beginnen.

Aushértezeit entsprechend Tabelle B4 einhalten. Wéhrend der Aushéartezeit darf die Ankerstange
nicht bewegt oder belastet werden. Nach Ablauf der Aushartezeit ausgetretenen Mortel entfernen.

Anbauteil nach Ablauf der Aushartezeit montieren. Maximales Installationsdrehmoment Tinst max
gemaB Tabelle B2 bzw. B3 mit kalibriertem Drehmomentschlissel aufbringen.

292 Alfa Injektionsmortel fir Mauerwerk

Anhang B6

Verwendungszweck
Montageanweisung (Vollstein ohne Siebhiilse)
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Montageanweisung in Voll- und Lochstein mit Siebhiilse

Das Bohrloch, senkrecht zur Oberflache des Verankerungsgrundes, mit Bohrverfahren nach
Anhang C4-C45, mit vorgeschriebenem Bohrernenndurchmesser und Bohrlochtiefe entsprechend
der AnkergréBe und Einbindetiefe des gewéhlten Diibels, im Verankerungsgrund erstellen. Bei
Fehlbohrungen ist das Bohrloch zu vermérteln.

2a.

Bohrloch muss unmittelbar vor der Montage des Ankers gereinigt werden.

Das Bohrloch vom Bohrlochgrund her zweimal ausblasen.

2b.

Geeignete Stahlblrste entsprechend Anhang B4 in Bohrmaschine oder Akkuschrauber einspannen
und das Bohrloch zweimal birsten.

2cC.

AnschlieBend das Bohrloch erneut vom Bohrlochgrund her zweimal ausblasen.

Siebhlse biindig mit der Oberflache des Verankerungsgrundes in das Bohrloch einstecken.
Sicherstellen, dass die Siebhlse optimal ins Bohrloch passt. Die Siebh(ilse niemals kirzen. Nur
Siebhdlsen mit der richtigen L&nge verwenden.

Den mitgelieferten Statikmischer fest auf die Kartuschen aufschrauben und Kartusche in eine
geeignete Auspresspistole einlegen. Bei Schlauchfolien den Clip vor der Verwendung abschneiden.
Bei jeder Arbeitsunterbrechung langer als die empfohlene Verarbeitungszeit (Tabelle B4) und bei
jeder neuen Kartusche ist der Statikmischer zu erneuern.

Vor dem Injizieren des Mbrtels die geforderte Setztiefe auf der Ankerstange markieren.
Die Ankerstange soll schmutz-, fett- und élfrei sein.

s

Pk (T

Mértelvorlauf solange auspressen (min. 3 volle Hiibe, bei Schlauchfoliengebinden 6 volle Hibe) bis
der austretende Injektionsmértel eine gleichmaBige graue Farbe aufweist. Dieser Vorlauf darf nicht
verwendet werden.

Die Siebhulse vom Grund her mit Mértel fillen. Ab einer effektiven Verankerungstiefe 2 130mm sind
Mischverlangerungen zu verwenden. Die exakte Mértelmenge ist dem Kartuschenetikett oder der
Montageanweisung zu entnehmen. Die temperaturabhangigen Verarbeitungszeiten in Tabelle B4
sind zu beachten.

Zur optimalen Verteilung des Mortels, Befestigungselement mit leichten Drehbewegungen bis zur
festgelegten Setztiefe einflhren.

Aushéartezeit entsprechend Tabelle B4 einhalten. Wahrend der Aushértezeit darf die Ankerstange
nicht bewegt oder belastet werden. Nach Ablauf der Aushartezeit ausgetretenen Mértel entfernen.

10.

Anbauteil nach Ablauf der Aushértezeit montieren. Maximales Installationsdrehmoment Tinst max
gemaB Tabelle B2 bzw. B3 mit kalibriertem Drehmomentschlissel aufbringen.

292 Alfa Injektionsmortel fir Mauerwerk

Verwendungszweck
Montageanweisung (Voll- oder Lochstein mit Siebhiilse)

Anhang B7
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Tabelle C1: B - Faktoren fiir Baustellenversuche unter Zugbelastung
B-Faktor
Stein-Nr. Temperaturbereich
und und Ta: 40°C / 24°C Tp: 80°C / 50°C Te: 120°C / 72°C
Kurzbezeichnung Nutzungskategorie wid w/d wid
did w/w d/d w/w did w/w
AA‘IC6 alle GréBen 0,95 0,86 0,81 0,73 0,81 0,73
) do< 14 mm 0,93 0,80 0,87 0,74 0,65 0,56
KS-NF do= 16 mm 0,93 0,93 0,87 0,87 0,65 0,65
3 dp< 12 mm 0,93 0,80 0,87 0,74 0,65 0,56
KSL-3DF do= 16 mm 0,93 0,93 0,87 0,87 0,65 0,65
4 dp<12 mm 0,93 0,80 0,87 0,74 0,65 0,56
KSL-12DF do= 16 mm 0,93 0,93 0,87 0,87 0,65 0,65
5
MZ-DF
6
Hlz-16DF
7
Porotherm Homebric
8
BGV-Thermo
Calib?ic Ri alle GroBen 0,86 0,86 0,86 0,86 0,73 0,73
10
Urbanbric
11
Brique creuse C40
12
Blocchi Leggeri
13
Doppio Uni
14 dp< 12 mm 0,93 0,80 0,87 0,74 0,65 0,56
Bloc creux B40 do= 16 mm 0,93 0,93 0,87 0,87 0,65 0,65
15 do< 12 mm 0,93 0,80 0,87 0,74 0,65 0,56
Vollstein aus Leichtbeton do= 16 mm 0,93 0,93 0,87 0,87 0,65 0,65
292 Alfa Injektionsmortel fir Mauerwerk
. Anhang C1
Leistungen ang C
B-Faktoren fir Baustellenversuche unter Zugbelastung
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Tabelle C2: Charakteristische Stahltragfahigkeit unter Zug- und Querbeanspruchung
Ankert Innengewindeanker- 302/314 Alfa Ankerstange und
yP stange IG Ankerstange mit Sechskantkopf
AnkergroBe M6 | M8 | Mi0 M8 | M10 | M12 | M16
Charakteristische Zugtragfahigkeit
Stahl — Festigkeitsklasse 4.6 Neks | [kN] - [ - [ - 5 | 23 | 34 | 63
TMs ['] - 2,0
Stahl — Festigkeitsklasse 4.8 News | [kN] - -] - 5 | 23 | 34 | 63
v CN T Cw ]
o Nres | [KN] 10 18 29 18 29 42 79
Stahl — Festigkeitsklasse 5.6 '
9 we | [ 2,0 2,0
Stahl — Festigkeitsklasse 5.8 News | [kN] o | 17 | 20 8 | 20 | 42 | 79
YMs [] 1,5 1,5
Stahl — Festigkeitsklasse 8.8 Naws | [kN] 16 | 27 | 46 20 | 46 | 67 | 126
YMs [-] 1,5 1,5
Nichtrostender Stahl A4 / HCR, Nrks | [kN] 14 | 26 | a4 26 | 41 [ 5 | 110
Festigkeitsklasse 70 YMs [-] 1,87 1,87
Nichtrostender Stahl A4 / HCR, Naks | [kN] 16 | 29 | 46 29 | 46 | 67 | 126
Festigkeitsklasse 80 TMs [] 1,6 1,6
Charakteristische Quertragfahigkeit
Stahl — Festigkeitsklasse 4.6 Veks | TKN] - [ -1 - 7 |12 | 17 | s
e | 0 — ]
N Veks | [kN] - - - 7 12 17 31
Stahl — Festigkeitsklasse 4.8
’ e | ] — ‘ 1,|25 |
. VEks [kN] 5 9 15 9 15 21 39
Stahl — Festigkeitsklasse 5.6 e [ 167 167
e Veks | [kN] 5 | 9 | 15 9 | 15 | 21 | 39
Stahl — Festigkeitsklasse 5.8 e [ 125 1.25
R Vees | [kN] 8 | 14 | 23 15 | 23 | 34 | 63
Stahl — Festigkeitsklasse 8.8 e [ 125 125
Nichtrostender Stahl A4 / HCR, Vs | [kN] 7 | 13 | 20 13 | 20 | 30 | 55
Festigkeitsklasse 70 TMs [-] 1,56 1,66
Nichtrostender Stahl A4 / HCR, Veks | [kN] 8 | 15 | =23 15 [ 23 | 34 [ 63
Festigkeitsklasse 80 YMs [] 1,33 1,33
Charakteristisches Biegemoment
Stahl — Festigkeitsklasse 4.6 Meks | [Nm] - [ -1 - 5 | %0 | s2 | 138
YMs [] - 1,67
Stahl — Festigkeitsklasse 4.8 Meks | [Nm] - [ - [ - 5 | 30 | s2 | 133
e T 9 ] e |
Lo Mres | [Nm] 8 19 37 19 37 66 167
Stahl — Festigkeitsklasse 5.6 e [ 167 1.67
L Mes | [Nm] 8 | 19 | 37 19 | 37 | 66 | 167
hl — F keitskl ) :
Sta estigkeitsklasse 5.8 e [ 125 1.25
L Meks | [Nm] 12 | 30 | 60 30 | 60 | 105 | 266
Stahl — Festigkeitsklasse 8.8 - [ 1.25 1,25
Nichtrostender Stahl A4 / HCR, Mas | INml | 11 | 26 | 52 26 | 52 | 92 [ 233
Festigkeitsklasse 70 YMs [-] 1,56 1,56
Nichtrostender Stahl A4 / HCR, Mrs | INml | 12 | 30 | 60 30 | 60 | 105 | 266
Festigkeitsklasse 80 TMs [] 1,33 1,33
292 Alfa Injektionsmortel fir Mauerwerk
. Anhang C2
Leistungen g
Charakteristische Stahltragfahigkeit unter Zug- und Querbeanspruchung
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Rand- und Achsabstande

Cor - Crin
! 4 ‘ Secrll 5 1 q
u:] £ T ] £

n 2 (%]
Il L[ Sminil_| ) Smin ||'__..
P S
) ._Sm_\nll [ Sminll I 5 .T '-‘I: |
—h % E 1]
Serll
— o || o 4
g
[
1 ]
| £
i -
(%] | ] : Serll
Scrli [

Cer =  Charakteristischer Randabstand

Cmin = Minimaler Randabstand

Scr =  Charakteristischer Achsabstand

Smin = Minimaler Achsabstand

Ser il 3 (Smin) Charakteristischer (minimaler) Achsabstand fir Anker parallel zur Lagerfuge angeordnet

Scr L ; (SminL) Charakteristischer (minimaler) Achsabstand fir Anker senkrecht zur Lagerfuge angeordnet

Lastrichtung
Querzuglast parallel zum Querzuglast senkrecht zum
Zuglast freien Rand freien Rand
Anker-
anordnung
I — J I —
Ankeranordnung parallel zur ] ]
Lagerfuge Scri ; (Smini) | s ]\V - ,V
] i — [ ] | — —
Ankeranordnung senkrecht zur (l ° (] Vv | ] v—2
Lagerfuge Scr.L: (SminL ) . IL* . = . L,_i
Olg NI = Gruppenfaktor bei Zugbelastung fiir Anker parallel zur Lagerfuge angeordnet
Og,v = Gruppenfaktor bei Querzugbelastung fir Anker parallel zur Lagerfuge angeordnet
OgnNL = Gruppenfaktor bei Zugbelastung fir Anker senkrecht zur Lagerfuge angeordnet
Ogvl = Gruppenfaktor bei Querzugbelastung fiir Anker senkrecht zur Lagerfuge angeordnet
Gruppe aus 2 Ankern: IN%R = atgn * NRd und
Gruppe aus 4 Ankern: |Nng = Olg NI * OgN-L * NRK| und |Vng = OgVv. * OlgvL * VRkI
(Nre:  Nrxpoder Nrkp, fUr Cer)
(Vre:  VRke; VRke,; VRkboder Vekp, fOr cer)
(mit zugehodrigem o)
292 Alfa Injektionsmortel fir Mauerwerk
Leistungen Anhang C3

Rand- und Achsabstande
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Steintyp: Porenbeton

— AAC6

Tabelle C3: Beschreibung des Steins

Steintyp z/cf\lggbeton
Dichte p [kg/dm’] | 0.6
Druckfestigkeit fo = [N/mm?] | 6
Code EN 771-4

Hersteller (Landercode)

2.B. Porit (DE)

Steinabmessungen

[mm]

499 x 240 x 249

Bohrverfahren

Drehend

Tabelle C4: Rand- und Achsabstande

AnkergrofBe Alle GréBen
Randabstand Cer [mm] 1,5% et
.. Cmin,N [mm] 75
Minimaler Randabstand 7 "
Crmin,v.il (Crin,v, 1) [mm] 75 (1,5"he)
Achsabstand Scr [mm] 3*het
Minimaler Achsabstand Smin [mm] 100

cmin,v,i flr Querzugbelastung parallel zum freien Rand; cminv, L fir Querzugbelastung senkrecht zum freien Rand

Tabelle C5: Gruppenfaktor fiir Ankergruppen unter Zugbelastung

Anordnung mit ¢ [mm] 2 mit s [mm] >
II: Ankeranordnung - ] 125 (120 fur M8) 100 1,8
para”el zur J o0 ag,N,II
Lagerfuge 1 ,5*hef 3*hef 2,0
: = []
L: Ankeranordnung F— = 75 100 1.4
senkrecht zur ° . . OgN, 1
Lagerfuge = 1,5*hef 3*hef 2,0
Tabelle C6: Gruppenfaktor fiir Ankergruppen unter Querzugbelastung parallel zum freien Rand
Anordnung mit ¢ [mm] 2 mit s [mm] =
II: Ankeranordnung 1 Il 75 100 1,2
arallel zur ] \V ele .
L ageriuge | 15*hef 3*hef vl 2,0
i = [-]
L: Ankeranordnung ]
senkrecht zur \" * 1,5*hef 3*hef OgV,1 2,0
Lagerfuge T
292 Alfa Injektionsmortel fir Mauerwerk
Anhang C4

Leistungen - Porenbeton — ACC6

Beschreibung des Steins, Achs- und Randabstande, Gruppenfaktoren
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Steintyp: Porenbeton — AAC6

Tabelle C7: Gruppenfaktor fiir Ankergruppen unter Querzugbelastung senkrecht zum freien Rand

Anordnung mit ¢ [mm] 2 mits [mm] 2
Il: Ankeranordnung E—|—
parallel zur ] V —e-o 1,5*hef 3,0%hef Olg, VI 2,0
Lagerfuge —— 0
1: Ankeranordnung ;l.
senkrecht zur ] V—" 1,5%hef 3,0"hef OgV,1 2,0
Lagerfuge  p— —

Tabelle C8: Charakteristische Werte der Tragfahigkeit unter Zug- und Querzuglast

Charakteristischer Widerstand
Nutzungskategorie
; d/d
(%)
- did o wid
220 W wiw
x QO “q_)
LES
AnkergroBe T Alle
]
= 40°C/24°C | 80°C/50°C | 120°C/72°C | 40°C/24°C | 80°C/50°C | 120°C/72°C | Temperatur-
bereiche
het Nrio = Naip' Nrio = Nrip Vaip™?
[mm] [kN]
Druckfestigkeit f, = 6 N/mm”®
M8 80 2,5 (2,0) 2,5(1,5) 2,0(1,2) 2,5(1,5) 2,0 (1,5) 1,5(1,2) 6,0
M10/1G-M6 90 4,0 (2,5) 3,0 (2,0) 2,5(1,5) 3,5 (2,5) 3,0 (2,0) 2,5(1,5) 10,0
M12/IG-M8 100 5,0 (3,5) 4,0 (3,0) 3,0 (2,5) 4,5 (3,0) 3,5 (2,5) 3,0 (2,5) 10,0
M16/1G-M10 100 6,5 (4,5) 5,5 (3,5) 4,0 (3,0) 5,5 (4,0) 5,0 (3,5) 4,0 (3,0) 10,0
U Werte gilltig fiir cor , Werte in Klammern g(iltig fir Einzelanker mit Crmin
?  Fir die Bemessung von Vg siehe Technical Report TR 054;
¥ Die Werte gelten fir Stahl 5.6 oder hoher. Fiir Stahl 4.6 und 4.8 ist Vgc, mit 0,8 zu multiplizieren.
Tabelle C9: Verschiebungen
. hes N on/N Sno SN \) Svo Sv-
AnkergréBe
[mm] [kN] [mm/kN] [mm] [mm] [kN] [mm] [mm]
M8 80 0,9 018 0,16 0,32 1,3 0,8 1,20
M10/IG-M6 90 1,4 ’ 0,26 0,51 1.8 1,2 1,80
M12/1G-M8 100 1,8 0.08 0,14 0,29 2.1 1,4 2,10
M16/IG-M10 100 2,3 ’ 0,19 0,37 2,3 1,5 2,25
292 Alfa Injektionsmortel fir Mauerwerk
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Steintyp: Kalksandvollstein KS-NF

Tabelle C10: Beschreibung des Steins
: Kalksandvollstein
Steintyp KS-NF
Dichte p [kg/dm®] | 2,0
Druckfestigkeit fo = [N/mm?] | 10, 20 oder 27
Code EN 771-2
Hersteller (Landercode) z.B. Wemding (DE)
Steinabmessungen [mm] | 240 x 115 x 71
Bohrverfahren Hammer
Tabelle C11 Achs- und Randabsténde
AnkergroBe Alle GréBen
Randabstand Cer [mm] 1,5%he
Minimaler Randabstand Crin [mm] 60
Achsabstand Ser [mm] 3*het
Minimaler Achsabstand Smin [mm] 120
Tabelle C12: Gruppenfaktor fiir Ankergruppen unter Zugbelastung
Anordnung mit ¢ [mm] 2 mits [mm] 2
II: Ankeranordnung _' Il 60 120 1.0
parallel zur ] L 140 120 Olg,N,I 1,5
Lagerfuge —To— 1,5%hef 3*hes . 2,0
L: Ankeranordnung %]T 60 120 0.5
senkrecht zur ° 1,5%hef 120 OgN, 1 1,0
Lagerfuge T 1,5*hef 3*hes 2,0
Tabelle C13: Gruppenfaktor fiir Ankergruppen unter Querzugbelastung parallel zum freien Rand
Anordnung mit ¢ [mm] 2 mit s [mm] 2
II: Ankeranordnung Il 60 120 1.0
parallel zur ] \V ele 115 120 Qg V. 1,7
Lagerfuge T 1,5%hef 3*hes . 2,0
L: Ankeranordnung — 60 120 1,0
senkrecht zur V * 1,5*hef 120 Ogv,1 1,0
Lageriuge i 1,5%hef 3*her 2,0
Tabelle C14: Gruppenfaktor fiir Ankergruppen unter Querzugbelastung senkrecht zum freien Rand
Anordnung mit ¢ [mm] 2 mit s [mm] 2
II: Ankeranordnung ] 60 120 1,0
parallel zur ] \/ —e-2 Og,v,li
Lagerfuge —r— 1,5"hef 3*het 2,0
, -]
1: Ankeranordnung —I.— 60 120 1,0
senkrecht zur ] V—¢ Og,V,L
Lagerfuge ] 1,5%hef 3*her 2,0
292 Alfa Injektionsmortel fir Mauerwerk
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Tabelle C15: Charakteristische Werte der Tragfahigkeit unter Zug- und Querzuglast
. Charakteristischer Widerstand
° § Nutzungskategorie
230 did
X o w/d
.o | 349Aa [2E2 d/d Wi wid
AnkergréBe Siebhiilse | & € w/w
2 oo A0 o /ENo o750 o /oAo o RO o /7m0 |Alle Temperatur-
40°C/24°C | 80°C/50°C | 120°C/72°C | 40°C/24°C|80°C/50°C | 120°C/72°C | | =700
het Naio = Nrip Naib = Naip Vaip
[mm] [kN]
Druckfestigkeit f, = 10 N/mm®
M8 - 80 2,5 (1,5)
ol - 90 |45@20) | 4520 | 30015 | 35015 | 35015 | 2512 | 300
M12/
IG-M8 - 100 2,5 (1,5)
el - 100 | 35015 | 35015 | 25(1.2) | 3015 | 35(1,5 | 20(0.9) 2,5 (1,5)
M8 12x80 80 | 35015 | 35015 | 25(1,2) | 35(15) | 30015 | 2502 2,5 (1,5)
M8/ M10/ | 16x85 85 | 35015 | 3015 | 2009 | 35015 | 30015 | 25012 2,5 (1,5)
IG-M6 16x130 | 130 | 35(1,5) | 30(15) | 2009 | 35015 | 3015 | 25,2 2,5 (1,5)
M12/M16/ | _20x85 85
IG-M8/ | 20x130 | 130 | 3,0(1,5) | 25(1,2) | 2,009 | 3.0(1,5) | 25(1,2) | 2,0(0,9) 2,5 (1,5)
IG-M10 20x200 | 200
Druckfestigkeit f, = 20 N/mm®
M8 - 80 4,0 (2,5)
%!&é - 90 6,0(3,0) | 55(25) | 40(20) | 50(25) | 50(25) | 35(1,5) 4,5 (2,5)
M12/
IG-M8 - 100 4,0 (2,5)
e - 100 | 5025 | 50(25) | 35(15) | 50(@5) | 5025 | 35(1,5) 4,0 (2,5)
M8 12x80 80 | 55(5) | 505 | 35(15 | 45(20) | 45(20) | 3,0(1.5) 4,0 (2,5)
M8/ M10/ | 16x85 85 | 50(25) | 45(20) | 35(15) | 50(25) | 45(2,0) | 3,5(1,5 4,0 (2,5)
IG-M6 16x130 | 130 | 5025 | 4520 | 35015 | 50(25) | 45(20) | 3,5(1.5) 4,0 (2,5)
M12/Mi6/ |__20x85 85
IG-M8/ | 20x130 | 130 | 4,0(2,0) | 40(20) | 3,0(1,5 | 4,020 | 4020 | 3,0(1,5) 4,0 (2,5)
IG-M10 20x200 | 200

1)

3)

Werte gultig flr ¢, Werte in Klammern glltig fir Einzelanker mit Cmin
Fir cer Bemessung von Vg sieche Technical Report TR 054; Werte in Klammern Vg = Vo giltig fir Einzelanker mit Cmin
Die Werte gelten fir Stahl 5.6 oder héher. Fur Stahl 4.6 und 4.8 ist Vry, mit 0,8 zu multiplizieren.

292 Alfa Injektionsmortel fir Mauerwerk
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Steintyp: Kalksandvolistein KS-NF

Tabelle C16: Charakteristische Werte der Tragfahigkeit unter Zug- und Querzuglast (Fortsetzung)
. Charakteristischer Widerstand
° § Nutzungskategorie
220 d/d
X o= w/d
| 349Afa |2E2 d/d wiw wid
AnkergréBe | o - i s w/w
Siebhilse 5 Alle T "
> 140°C/24°C|80°C/50°C | 120°C/72°C | 40°C/24°C | 80°C/50°C | 120°C/72°C eb:rrgigﬁrea ur-
het NRkb = NRk,p” Nekb = NRk,p1) Vekp D)
[mm] [kN]
Druckfestigkeit f, = 27 N/mm?®
M8 - 80 4,5 (2,5)
M10 / 1G-M6 - 9 | 7035 | 65(3,0) | 5025 | 60(3,0) | 55(25) | 4,0(20) 5,5 (3,0)
M12 / IG-M8 - 100 45 (2,5)
|('\;A_1,\?1/0 - 100 | 6,0(3,0) | 55(25) | 45(20) | 6,0(3,0) | 55(25 | 4,0(2,0) 4,5 (2,5)
M8 12x80 80 | 65(30) | 60(3,0) | 45(0 | 55(25) | 50(25) | 3,5(1,5) 45 (2,5)
M8 / M10/ 16x85 85 55(25) | 5,0(25) 4,0 (2,0) 55(2,5) | 5,0(2,5) 4,0 (2,0) 4,5 (2,5)
IG-M6 16x130 130 5,5 (2,5) 5,0 (2,5) 4,0 (2,0) 5,5 (2,5) 5,0 (2,5) 4,0 (2,0) 4,5 (2,5)
M12/M16 /| 20x85 85
IG-M8 / 20x130 | 130 | 50(25) | 45(2,0) | 35(1,5) | 50(25) | 45(2,0) | 3,5(1,5 4,5 (2,5)
IG-M10 20x200 | 200

1)

Werte gultig fUr ccr, Werte in Klammern glltig fir Einzelanker mit Crin

Fir cer Bemessung von Vg siehe Technical Report TR 054; Werte in Klammern Vgy = Vrko QUltig flr Einzelanker mit Crin
Die Werte gelten fir Stahl 5.6 oder hdher. Fir Stahl 4.6 und 4.8 ist Vg, mit 0,8 zu multiplizieren.

Tabelle C17: Verschiebungen
Anker- 349 Alfa het N 5u/N no SN \ dvo Sve
groBe Siebhilse [mm] | [kN] | [mm/kN] [mm] [mm] [kN] [mm] [mm]
M8 - 80 1,7 0,90 1,35
M10/
IG-M6 - 90 1 20 0,30 0,60 2,0 1,10 1,65
M12/
IG-M8 ] 100
M16 /
- 1
IG-M10 00 1,7 0.15 0,26 0,51
M8 12x80 80 ’
M8 / M10/ 16x85 85 1,7 0,90 1,35
IG-M6 16x130 130 14 0.21 043
M12/M16 20x85 85
/1G-M8 / 20x130 130 1,3 0,19 0,39
IG-M10 20x200 200
292 Alfa Injektionsmortel fir Mauerwerk
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Tabelle C18: Beschreibung des Steins
: Kalksandlochstein
Steintyp KSL-3DF
Dichte p [kg/dm’] | 1.4
Druckfestigkeit f, = [N/mm?] | 8, 12 oder 14
Code EN 771-2
Hersteller (Landercode) z.B. Wemding (DE)
Steinabmessungen [mm] | 240 x 175 x 113
Bohrverfahren Drehend
[~ 240 -
T B ] 14 ]
() 44
o T 4]
175) () £, %> ) 32
- ~ 4]
44
] ‘“’ ) ) 47
16 44 14 38 17, 38 14 44 16
II d l!v X - Cd H
Tabelle C19: Rand- und Achsabstédnde
AnkergroBe Alle GroBen
Randabstand Cor [mm] 100 (120)"
Minimaler Randabstand Cmin [mm] 60
Scr .l [mm] 240
Achsabstand St [mm] 120
Minimaler Achsabstand Smin [mm] 120

1)

Werte in Klammern flir 349 Alfa Siebhlilse 20x85; 349 Alfa Siebhllse 20x130 und 349 Alfa Siebh(ilse 20x200

Tabelle C20: Gruppenfaktor fiir Ankergruppen unter Zugbelastung
Anordnung mit ¢ [mm] 2 mit s [mm] 2
II: Ankeranordnung aE=— 60 120 1.5
parallel zur ] o0 Cer 240 Olg, NI 2,0
Lagerfuge —Te— 160 120 i 2,0
L: Ankeranordnung | — 60 120 1.0
senkrecht zur : Og,N,L
Lagerfuge i Ta— Cer 120 2,0

292 Alfa Injektionsmortel fir Mauerwerk
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Steintyp: Kalksandlochistein KSL-3DF

Tabelle C21: Gruppenfaktor fiir Ankergruppen unter Querzugbelastung parallel zum freien Rand
Anordnung mit ¢ [mm] 2 mits [mm] 2
II: Ankeranordnung ' ? 60 120 1.0
parallel zur W \V ele 160 120 Olg, VI 1,6
Lagerfuge — Cor 240 i 2.0
L: Ankeranordnung [—— 60 120 1,0
senkrecht zur V * Og,V,1
Lagerfuge = Cer 120 2,0
Tabelle C22: Gruppenfaktor fiir Ankergruppen unter Querzugbelastung senkrecht zum freien Rand
Anordnung mit ¢ [mm] 2 mit s [mm] =
II: Ankeranordnung e 60 120 1,0
parallel zur ] \/—=—= Og.v,li
Lagerfuge  —T — Cer 240 2,0
- [-]
1: Ankeranordnung F— ].— 60 120 1,0
senkrecht zur } V—s Og,V,1
Lagerfuge = Cer 120 2,0
Tabelle C23: Charakteristische Werte der Tragfahigkeit unter Zug- und Querzuglast
. Charakteristischer Widerstand
o é Nutzungskategorie
220 d/d wid; wiw d/d; w/d; wiw
o x .©
AnkergréBe 349 Alfa | = S Alle
Siebhilse 5] 40°C/24°C| 80°C/50°C |120°C/72°C| 40°C/24°C | 80°C/50°C | 120°C/72°C | Temperatur-
~ bereiche
Ret NRkpb = NRk,p” NRib = NRk,p” Vo'
[mm] [kN]
Druckfestigkeit f, > 8 N'mm®
M8 12x80 80 1,2 0,9 2,57 (0,9)”
M8/Mi0/ | 16x85 85 1,5 1,5 1,2 1,5 1,5 1,2 4,09 (1,5)%
IG-M6 16x130 130 1,5 1,2 4,0% (1,5
M12/Mi6/ | 20x85 85
IG-M8 / 20x130 130 4,5 4,0 3,0 4,5 4,0 3,0 4,07 (1,5)%
IG-M10 20x200 200
Druckfestigkeit f, = 12 N/mm?®
M8 12x80 80 2,0 2,0 1,5 2,0 1,5 1,2 3,07 (1,2)?
M8/Mi0/ | 16x85 85 2,0 2,0 1,5 2,0 2,0 1,5 457 (1,5)°
IG-M6 16x130 130 2,5 2,5 15 2,5 2,5 15 45% (1,5)°
M12/Mi6 /| _20x85 85
IG-M8 / 20x130 130 6,0 5,5 4,0 6,0 5,5 4,0 4,57 (1,5)%
IG-M10 20x200 200
U Werte gliltig fir ¢er und Coin
8 Vaen= Vaxp giltig fiir Querzuglasten parallel zum freien Rand
¥ Vaeer= Vao (Klammerwert) gilltig fiir Querzuglasten in Richtung zum freien Rand
“  Die Werte gelten fiir Stahl 5.6 oder hoher. Fiir Stahl 4.6 und 4.8 ist Vg, mit 0,8 zu multiplizieren
292 Alfa Injektionsmortel fir Mauerwerk
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Tabelle C24: Charakteristische Werte der Tragfahigkeit unter Zug- und Querzuglast (Fortsetzung)
Charakteristischer Widerstand
° & Nutzungskategorie
220 d/d w/d; wiw d/d; w/d; wiw
283
" 349 Alfa | = €+ Alle
AnkergréBe Siebhil s
iebhilse 5] 40°C/24°C| 80°C/50°C |120°C/72°C| 40°C/24°C | 80°C/50°C | 120°C/72°C | Temperatur-
= bereiche
Pet Neio = Nakp ' Neio = Nekp Vaio”
[mm] [kN]
Druckfestigkeit f, > 14 N/mm?
M8 12x80 80 2,5 2,5 1,5 2,0 2,0 1,5 3,57 (1,5)Y
M8/M10/ | 16x85 85 2,5 2,5 15 2,5 2,5 1,5 6,02 (2,0)%
IG-M6 16x130 130 2,5 2,5 2,0 2,5 2,5 2,0 6,02 (2,0)%
M12/Mi6/ | 20x85 85
IG-M8 / 20x130 130 6,5 6,0 4,5 6,5 6,0 4,5 6,0 (2,0)%
IG-M10 20x200 200
U Werte gliltig fir ¢er und Cmin
3 Vi, = Vrep glltig fir Querzuglasten parallel zum freien Rand
¥ Vaker= Vaco (Klammerwert) giiltig fir Querzuglasten in Richtung zum freien Rand
% Die Werte gelten fiir Stahl 5.6 oder hdher. Fiir Stahl 4.6 und 4.8 ist Vi, mit 0,8 zu multiplizieren
Tabelle C25: Verschiebungen
h N dn/N o ONes \" ) Oy
AnkergréBe S‘B;gghﬁllf:e o . o N vo v
[mm] [kN] [mm/kN] [mm] [mm] [kN] [mm] [mm]
M8 12x80 80 1,0 1,0 1,50
M8/ M10/ 16x85 85 0,71 0,64 1,29
IG-M6 16x130 130
0,90
IG-M8 / 20x130 130 1,86 1,67 3,34
IG-M10 20x200 200
292 Alfa Injektionsmortel fir Mauerwerk
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Tabelle C26: Beschreibung des Steins
; Kalksandlochstein
Steintyp KSL-12DF e
Dichte p [kg/dm®] | 1,4 &4
Druckfestigkeit fo 2 [N/mm?] | 10, 12 oder 16 \\\\
Code EN 771-2 -
Hersteller (Landercode) z.B. Wemding (DE) /
Steinabmessungen [mm] | 498 x 175 x 238
Bohrverfahren Drehend
AT
- i AT
] ) I ) || 59
wuit I "~\ ot i K , — N
‘ \\ ‘ \ ,"“ S ) / ‘ \v
\” \\ [ \\ . / \“ — “’/ \ '
‘\ ;\ ) \. ) ) J 59
W o W, S A A |
( ,.‘ 177
L 35, 59 , 64 , 59 , 64 , 59 , 64 , 59 35 ‘,
1 1 A 9 1 4 7 il il i
Tabelle C27: Rand- und Achsabsténde
AnkergréBe Alle GréBen
Randabstand Cor [mm] 100 (120)"
Minimaler Randabstand Crin [mm] 100 (120)"
Scrl [mm] 498
Achsabstand Ser.L [mm] 238
Minimaler Achsabstand Smin [mm] 120
V" Werte in Klammern fiir 349 Alfa Siebhiilse 20x85 und 349 Alfa Siebhiilse 20x130
Fir VRke: cmin geméan Technical Report TR 054
Tabelle C28: Gruppenfaktor fiir Ankergruppen unter Zugbelastung
Anordnung mit ¢ [mm] = mit s [mm] 2
II: Ankeranordnung 4 g 100 120 1,0
parallel zur J L Olg,N, I
Lagerfuge  —— Cer 498 2,0
: : -]
L: Ankeranordnung me— B 100 120 1,0
senkrecht zur P Og,N, L
Lagerfuge  m— — Cer 238 2,0
292 Alfa Injektionsmortel fir Mauerwerk
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Tabelle C29: Gruppenfaktor fiir Ankergruppen unter Querzugbelastung parallel zum freien Rand
Anordnung mit ¢ [mm] 2 mits [mm] 2
II: Ankeranordnung _' I
parallel zur ] \V e Cor 498 Olg, v 2,0
Lagerfuge — 0
1: Ankeranordnung e P
senkrecht zur V * Cer 238 Olg.v,1 2,0
Lagerfuge 1
Tabelle C30: Gruppenfaktor fiir Ankergruppen unter Querzugbelastung senkrecht zum freien Rand
Anordnung mit ¢ [mm] 2 mit s [mm] =
II: Ankeranordnung ]
parallel zur J \/ —e-e Cer 498 Clg. VI 2,0
Lagerfuge T w—
: - -]
L: Ankeranordnung Ar— L.—
senkrecht zur ] V—o Cer 238 Ogv,1 2,0
Lagerfuge — —
Tabelle C31: Charakteristische Werte der Tragféhigkeit unter Zug- und Querzuglast
Charakteristischer Widerstand
cg) Nutzungskategorie
o< d/d
= = 0 .
2385 d/d w/d; w/w w/d
" 349 Alfa | £ %= w/w
AnkergroBe Siebhiilse | & g Alle
= 40°C/24°C| 80°C/50°C |120°C/72°C| 40°C/24°C | 80°C/50°C | 120°C/72°C | Temperatur-
bereiche
et NRkb = NRk,p” NRkb = NRk,p” Vaip)
[mm] [kN]
Druckfestigkeit f, = 10 N/mm?
M8 12x80 80 0,6 0,6 0,4 0,5 0,5 0,4 2,5
M8/ M10 / 16x85 85 0,6 0,6 0,4 0,6 0,6 0,4 55
IG-Mé6 16x130 130 2,5 2,5 2,0 25 2,5 2,0 5,5
M}é/Ml\g/(S/ 20x85 85 1,5 1,5 0,9 1,5 1,5 0,9 55
IG-M10 20x130 130 2,5 2,5 2,0 2,5 2,5 2,0 5,5
Druckfestigkeit f, > 12 N/mm?
M8 12x80 80 0,75 0,6 0,5 0,6 0,6 0,4 3,0
M8/ M10 / 16x85 85 0,75 0,6 0,5 0,75 0,6 0,5 6,5
IG-M6 16x130 130 3,0 3,0 2,0 3,0 3,0 2,0 6,5
M}é/Ml\g/&?/ 20x85 85 1,5 1,5 1,2 1,5 1,5 1,2 6,5
IG-M10 20x130 130 3,0 3,0 2,0 3,0 3,0 2,0 6,5

1)

Werte gultig fur c.r und Cmin

Bemessung von Vg siehe Technical Report TR 054, au3er fir Querzugbelastung parallel zum freien Rand mit ¢ 2 120 mm: Ve = Vako

3)

Die Werte gelten fir Stahl 5.6 oder héher. Fiir Stahl 4.6 und 4.8 ist Vg, mit 0,8 zu multiplizieren
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Charakteristische Werte der Tragfahigkeit, Verschiebungen

Tabelle C32: Charakteristische Werte der Tragfahigkeit unter Zug- und Querzuglast (Fortsetzung)
Charakteristischer Widerstand
o Nutzungskategorie
o 2 d/d
252 d/d w/d; w/w w/d
o x .2 /
AnkergroBe | SioAlla | = 5= wiw
9 Siebhilse 5 Alle
= 40°C/24°C| 80°C/50°C [120°C/72°C| 40°C/24°C | 80°C/50°C | 120°C/72°C | Temperatur-
bereiche
Ret NRkb = NRk,p” NRib = NRk,p” Vaip )
[mm] [kN]
Druckfestigkeit f, = 16 N/mm®
M8 12x80 80 0,9 0,9 0,6 0,75 0,75 0,5 3,5
M8/ M10 / 16x85 85 0,9 0,9 0,6 0,9 0,9 0,6 8,0
IG-M6 16x130 130 4,0 3,5 2,5 4,0 3,5 2,5 8,0
IVHI é /MM1 /6/ 20x85 85 2,0 2,0 1,5 2,0 2,0 1,5 8,0
-M8
IG-M10 20x130 130 4,0 3,5 2,5 4,0 3,5 2,5 8,0
Y Werte giiltig fir ¢. und Coin
2 Bemessung von Vg siehe Technical Report TR 054, auBer fiir Querzugbelastung parallel zum freien Rand mit
¢ 2120 mm: Vekeii = VRkp
®  Die Werte gelten fiir Stahl 5.6 oder hoher. Fiir Stahl 4.6 und 4.8 ist Vg, mit 0,8 zu multiplizieren
Tabelle C33: Verschiebungen
h N dn/ N d ONe \ o Oy
Ankergrofe | 49 Alfa o N No N vo v
Siebhllse | [mm] [kN] [mm/kN] [mm] [mm] [kN] [mm] [mm]
M8 12x80 80 1,0 1,3 1,95
0,26 0,23 0,46
M8/ M10 / 16x85 85
IG-M6 16x130 130 1,14 0,90 1,03 2,06
M12/M16/ 20x85 85 0,57 0,51 1,03 2.3 25 3,75
IG-M8 /
1G-M10 20x130 130 1,14 1,03 2,06
292 Alfa Injektionsmortel fir Mauerwerk
Anhang C14
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Steintyp: Mauerziegel Mz-DF

Tabelle C34: Beschreibung des Steins
Steintyp Mauerziegel
Dichte p [kg/dm®] | 1.6
Druckfestigkeit fo 2 [N/mm?] | 10, 20 oder 28
Code EN 7711
Hersteller (Landercode) z.B. Unipor (DE)
Steinabmessungen [mm] | 240 x 115 x 55
Bohrverfahren Hammer

Tabelle C35 Rand- und Achsabsténde
AnkergroBe Alle GroBen
Randabstand Cor [mm] 1,5%he
Minimaler Randabstand Crin [mm] 60
Achsabstand Ser [mm] 3*het
Minimaler Achsabstand Smin [mm] 120

Tabelle C36: Gruppenfaktor fiir Ankergruppen unter Zugbelastung
Anordnung mit ¢ [mm] 2 mit s [mm] >
II: Ankeranordnung | S— 60 120 0,7
parallel zur ] L Olg NI
Lagerfuge i Tan 1,5 hef 3*he 2,0
- — [-]
L: Ankeranordnung %;T 60 120 0,5
senkrecht zur | 5 1,5*hef 120 OGN, 1,0
Lagerfuge g T 1,5*hef 3*hes 2,0
Tabelle C37: Gruppenfaktor fiir Ankergruppen unter Querzugbelastung parallel zum freien Rand
Anordnung mit ¢ [mm] 2 mits [mm] 2
II: Ankeranordnung ‘ L 60 120 0,5
parallel zur ] V ele 90 120 gV, 1,1
Lagerfuge = 1,5*hef 3*hes [] 2,0
L: Ankeranordnung E == 60 120 0,5
senkrecht zur ‘ Vv } 1,5%hef 120 Olg,Vv,1 1,0
Lagerfuge g, Vg 1,5*hef 3*her 2,0
Tabelle C38: Gruppenfaktor fiir Ankergruppen unter Querzugbelastung senkrecht zum freien Rand
Anordnung mit ¢ [mm] 2 mit s [mm] 2
II: Ankeranordnung 60 120 0,5
parallel zur 1,5*hef 120 Olg,v,li 1,0
Lagerfuge 1,5*hef 3*he [] 2,0
L: Ankeranordnung 60 120 0,5
senkrecht zur 1,5"hef 120 Og,v, 1 1,0
Lagerfuge 1,5*hef 3*hes 2,0
292 Alfa Injektionsmortel fir Mauerwerk
Anhang C15
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Steintyp: Mauerziegel Mz-DF
Tabelle C39: Charakteristische Werte der Tragfahigkeit unter Zug- und Querzuglast
. Charakteristischer Widerstand
o § Nutzungskategorie
$83 i wd
x O Wi W)
AnkergréBe 3:49 P_\_Ifa % g w/w w/w
Siebhiilse E o o o o o o Alle Temperatur-
40°C/24°C 80°C/50°C 120°C/72°C bereiche
Per Neb = Nakp Vakp
[mm] [kN]
Druckiestigkeit f, 2 10 N/mm®
M8 - 80 3,5(1,5) 3,5 (1,5) 2,5(1,2) 3,5(1,2)
M10 / iG-M6 - 90 3,5(1,5) 3,5 (1,5) 3,0 (1,5) 3,5 (1,2)
M12/1G-M8 - 100 4,0 (2,0) 4,0 (2,0) 3,5 (1,5) 3,5 (1,2)
M16 /1G-M10 - 100 4,0 (2,0) 4,0 (2,0) 3,5(1,5 551,95
M8 12x80 80 3,5(1,5 3,5 (1,5) 3,0 (1,2) 3,5 (1,2)
M8/ M10/ 16x85 85
1G-M6 16x130 130
Mi2/ M6/ 20x85 85 3,5(1,5) 3,5(1,5) 3,0 (1,5) 3,5 (1,2)
IG-M8 / 20x130 130
IG-M10 20x200 200
Druckiestigkeit f, = 20 N/mm®
M8 - 80 4,5 (2,5) 4,5 (2,5) 4,0 (2,0) 5,0 (1,5)
M10 /1G-M6 - 90 5,5 (2,5) 5,5 (2,5) 4,5 (2,0) 5,0(1,5)
M12/1G-M8 - 100 6,0 (3,0) 6,0 (3,0) 5,0 (2,5) 5,0 (1,5)
M16 /1G-M10 - 100 6,0 (3,0) 6,0 (3,0) 5,0 (2,5) 8,0 (2,5)
M8 12x80 80 4,5 (2,5 4,5 (2,5) 4,0 (2,0) 5,0 (1,5)
M8/ M10/ 16x85 85
1G-M6 16x130 130
M12/M16/ 20x85 85 5,0 (2,5) 5,0 (2,5) 4,0 (2,0) 5,0 (1,5)
IG-M8 / 20x130 130
IG-M10 20x200 200
Druckiestigkeit f, = 28 N/mm®
M8 - 80 5,5 (2,5) 5,5 (2,5 4,5 (2,5) 5,5 (2,0)
M10 /1G-M6 - 90 6,0 (3,0) 6,0 (3,0) 5,0 (2,5) 5,5 (2,0)
M12/1G-M8 - 100 7,0 (3,5) 7,0 (3,5) 6,0 (3,0 5,5 (2,0)
M16 /1G-M10 - 100 7,0 (3,5) 7,0 (3,5) 6,0 (3,0 9,0 (3,0)
M8 12x80 80 5,5 (2,5) 5,5 (2,5) 4,5 (2,5) 55 (2,0)
M8/ M10/ 16x85 85
1G-M6 16x130 130
Mi2/ M6/ 20x85 85 6,0 (3,0) 6,0 (3,0) 5,0 (2,5) 5,5 (2,0)
IG-M8 / 20x130 130
IG-M10 20x200 200
" Werte glltig fir c., Werte in Klammern guiltig fiir Einzelanker mit Cmin
2 Fir c- Bemessung von Vg siehe Technical Report TR 054; Werte in Klammern Vg = Ve flr Einzelanker mit Crin
¥ Die Werte gelten flr Stahl 5.6 oder héher. Fir Stahl 4.6 und 4.8 ist Vgy, mit 0,8 zu multiplizieren.
292 Alfa Injektionsmortel fir Mauerwerk
Leistungen - Mauerziegel Mz-DF Anhang C16
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Steintyp: Mauerziegel Mz-DF
Tabelle C40: Verschiebungen
. 349 Alfa P N /N Sno ONes \Y Bvo Sye
AnkergroBe e
Siebhilse | [mm] [kN] [mm/kN] [mm] [mm] [kN] [mm] [mm]
M8 - 80 1,3 0,19 0,39
M10 / 1G-M6é - 90 1,6 0,24 0,47 1,9
M12/1G-M8 - 100
1,7 0,26 0,51
M16 /1G-M10 - 100 2,9
M8 12x80 80
0,15 1,00 1,50
M8/ M10 / 16x85 85
IG-M6 16x130 130
1,3 0,19 0,39 1,9
Mi2/Mi6/ | 20X85 85
1G-M8 / 20x130 130
IG-M10 20x200 | 200
292 Alfa Injektionsmortel fir Mauerwerk
Anhang C17
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Tabelle C41: Beschreibung des Steins
Stintyp o
Dichte p [kg/dm?] | 0.8
Druckfestigkeit f, 2 [N/mm?] | 6, 8, 12 oder 14
Code EN 771-1
Hersteller (Landercode) z.B. Unipor (DE)
Steinabmessungen [mm] | 497 x 240 x 238
Bohrverfahren Drehend

497

—

. 3

208090 m*umm
ﬁﬂ@ﬁu i ﬂ]ﬂ~ HFWH
N FTTTHHT FH WH(
[%&D %UD[H Huﬂ I D(“

40

|
i T
ﬁyMggﬂlﬂﬂih S(les

14,2 G
Tabelle C42: Rand- und Achsabsténde

AnkergroBe Alle GréBen
Randabstand Cor [mm] 100 (120)"
Minimaler Randabstand Cmin- | [mm] 100 (120)"

Ser i [mm] 497
Achsabstand S [mm] 38
Minimaler Achsabstand Smin [mm] 100

" Werte in Klammern fiir 349 Alfa Siebhiilse 20x85; 349 Alfa Siebhiilse 20x130 und 349 Alfa Siebhiilse 20x200

FUr Vgke: Cmin geman Technical Report TR 054

Leistungen - Hochlochziegel HLz-16DF
Beschreibung des Steins, Rand- und Achsabstande, Gruppenfaktoren

Tabelle C43: Gruppenfaktor fiir Ankergruppen unter Zugbelastung
Anordnung mit ¢ [mm] 2 mit s [mm] 2
Il: Ankeranordnung I Cer 100 1,3
parallel zur L Olg,N,II
Lagerfuge — Cor 497 | 2,0
_____ = [-
L: Ankeranordnung 1—1% Cer 100 1,1
senkrecht zur \ pd Og,N, 1
Lagerfuge — Ta— Cer 238 2,0
292 Alfa Injektionsmortel fir Mauerwerk
Anhang C18
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Steintyp: Hochlochziegel HLz-16-DF

Tabelle C44: Gruppenfaktor fiir Ankergruppen unter Querzugbelastung parallel zum freien Rand
Anordnung mit ¢ [mm] 2 mits [mm] 2
II: Ankeranordnung =1
parallel zur ] V e Cor 497 Olg, v 2,0
Lagerfuge  — 0
1: Ankeranordnung e P
senkrecht zur V i Cer 238 Olg.v,1 2,0
Lagerfuge F T
Tabelle C45: Gruppenfaktor fiir Ankergruppen unter Querzugbelastung senkrecht zum freien Rand
Anordnung mit ¢ [mm] 2 mit s [mm] =
II: Ankeranordnung ]
parallel zur J \/ —e-e Cer 497 Olg. VI 2,0
Lagerfuge  —T w—
: - -]
L: Ankeranordnung Ar— I.—
senkrecht zur ] V—2" Cer 238 Ogv,1 2,0
Lagerfuge — —
Tabelle C46: Charakteristische Werte der Tragféhigkeit unter Zug- und Querzuglast
. Charakteristischer Widerstand
- Nutzungskategorie
é qi; Q@ d/d d/d
o x .0 w/d w/d
AnkergroBe 349 Alfa Tl w/w w/w
Siebhulse 2 Alle Temperatur-
> 40°C/24°C 80°C/50°C 120°C/72°C peralu
bereiche
hef Nrkb = Nrkp' Va2
[mm] [kN] [kN]
Druckfestigkeit f, > 6 N'mm®
M8 12x80 80 2,5 2,5 2,0 2,5
16x85 85 2,5 2,5 2,0 4,5
M8 / M10/ 1G-M : : : :
8/MIOTIG-ME ™ 6x1a0 | 130 3,5 3,5 3,0 45
Mi2 /M6 / 20x85 85 2,5 2,5 2,0 5,0
IG-M8 / 1G-M10 |_20x130 130 3,5 3,5 3,0 6,0
20x200 200 3,5 3,5 3,0 6,0
Druckfestigkeit f, 2 8 N/mm?
M8 12x80 80 3,0 3,0 2,5 3,0
16x85 85 3,0 3,0 2,5 5,5
M8 / M10/ 1G-M6
16x130 130 4,5 4,5 3,5 5,5
M12 ) M6/ 20x85 85 3,0 3,0 2,5 6,0
IG-M8 / IG-M10 20x130 130 4,5 4,5 3,5 7,0
20x200 200 4,5 4,5 3,5 7,0

Y Werte gltig fir cer und Crmin

Bemessung von Vg siehe Technical Report TR 054, aufer fiir Querzugbelastung parallel zum freien Rand mit ¢ = 125 mm: Vaci= Vakp
Die Werte gelten fir Stahl 5.6 oder héher. Flr Stahl 4.6 und 4.8 ist Vg, mit 0,8 zu multiplizieren .

292 Alfa Injektionsmortel fir Mauerwerk

Leistungen - Hochlochziegel HLz-16DF
Gruppenfaktoren, Charakteristische Werte der Tragfahigkeit
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Steintyp: Hochlochziegel HLz-16DF

Tabelle C47: Charakteristische Werte der Tragféhigkeit unter Zug- und Querzuglast (Fortsetzung)
. Charakteristischer Widerstand
o é Nutzungskategorie
é a_:; ) d/d d/d
525 w/d w/d
AnkergréBe 3.49 Alfa Ll § w/w w/w
Siebhtilse ~ Alle Temperatur-
> 40°C/24°C 80°C/50°C 120°C/72°C peraiu
bereiche
het Nricb = Naip Ve
[mm] [kN] [kN]
Druckfestigkeit f, = 12 N/mm?

M8 12x80 80 3,5 3,5 3,0 4,0
16x85 85 3,5 3,5 3,0 6,5

M8 / M10/ IG-M . ” . ”
8/M1071G-M6 16x130 130 5,0 5,0 45 6,5
Mi2/ M6/ 20x85 85 3,5 3,5 3,0 7,0
IG-M8 / IG-M10 |_20x130 130 5,0 5,0 4,5 9,0
20x200 200 5,0 5,0 45 9,0

Druckfestigkeit f, = 14N/mm?

M8 12x80 80 4,0 4,0 3,0 4,0
16x85 85 4.0 4,0 3,0 6,5

M8 / M10/ 1G-M ’ ’ ’ :
8/M10/1G-Me 16x130 130 5,5 5,5 45 6,5
M12/ M16 / 20x85 85 4,0 4,0 3,0 7,0
G-Ms / 1G.MH 0 | 20x130 130 55 5,5 45 9,0
20x200 200 5,5 5,5 4.5 9,0

Werte giiltig flr ccr und Cmin
Bemessung von Vg siehe Technical Report TR 054, auRer fir Querzugbelastung parallel zum freien Rand mit ¢ = 125 mm: Vi = Veaip

3 Die Werte gelten fir Stahl 5.6 oder héher. Fur Stahl 4.6 und 4.8 ist Vg, mit 0,8 zu multiplizieren .

Tabelle C48: Verschiebungen
) 349 Alfa Net N /N Sno ONe \ dvo dyes
AnkergréBe e
Siebhtilse [mm] [kN] [mm/kN] [mm] [mm] [kN] [mm] [mm]
M8 12x80 80 1,10 1,20 1,80
65 o 1,14 0,11 0,23
- X
Mg /M10/1G 1,86 1,50 2,25
M6 16x130 130 1,57 010 0,16 0,31
M2/ M16 / 20x85 85 1,14 0,11 0,23 1,86 1,50 2,25
IG-M8 / IG- 20x130 130
M10 1,57 0,16 0,31 2,57 2,10 3,15
20x200 200
292 Alfa Injektionsmortel fir Mauerwerk
Anhang C20
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Steintyp: Lochziegel Porotherm Homebric
Tabelle C49: Beschreibung des Steins
. Lochziegel
Steintyp Porotherm Homebric
Dichte p [kg/dm?] | 0,7 - N HHHHHH
Druckfestigkeit fo = [N/mm?] | 4, 6 oder 10 %‘-‘ég-'-'—g!—'-'—gg-’-‘-;
Code EN 771-1 ottt bt et
-
Hersteller (Landercode) z.B. Wienerberger (FR) .i..- I_=!=!l-!
Steinabmessungen [mm] | 500 x 200 x 299
Bohrverfahren Drehend
6 494 ‘
.LF 4,5 10,5 - -‘
S s s S N I
25 | L] L | \ [
HE—U AU AUAU
! e— — p — Fa—
* \ \ »_*]I_J =l == ==t
C C L T COC )l I S | | :
C ,J ( ) I ) I ( 3 \
200 ) ). 84 JOCOC ] 40 o -
(Ol ) F ) JC I DU JC IO\ C_J
J ff D | R | AR | S | S SUD | S | SN S | |
: -‘\ [ ‘ ‘.F; Sy | o J
505 J=0=0
I 1 \ | ‘ L L) /| I ‘
Tabelle C50: Rand- und Achsabstiande
AnkergroéBe Alle GréBen
Randabstand Cor [mm] 100 (120)"
Minimaler Randabstand Crmin [mm] 100 (1 20)”
Serl [mm] 500
Achsabstand ~y [mm] 299
Minimaler Achsabstand Smin [mm] 100
""" Werte in Klammern fiir 349 Alfa Siebhiilse 20x85 und 349 Alfa Siebhilse 20x130
Fur Veke: Cmin geman Technical Report TR 054
Tabelle C51: Gruppenfaktor fiir Ankergruppen unter Zugbelastung
Anordnung mit ¢ [mm] 2 mit s [mm] 2
Il: Ankeranordnung e 200 100 2,0
parallel zur ] oo Olg,N,II
Lagerfuge — Cer 500 2,0
——— []
L: Ankeranordnung = “ B 200 100 1,2
senkrecht zur \ ps Og,N, 1
Lagerfuge i Cor 299 2,0
292 Alfa Injektionsmortel fir Mauerwerk
Leistungen - Lochziegel Porotherm Homebric Anhang C21
Beschreibung des Steins, Rand- und Achsabstande, Gruppenfaktoren
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Steintyp: Lochziegel Porotherm Homebric

Tabelle C52: Gruppenfaktor fiir Ankergruppen unter Querzugbelastung parallel zum freien Rand
Anordnung mit ¢ [mm] 2 mits [mm] 2
II: Ankeranordnung =1
parallel zur } \V e Cor 500 Og, Vi 2,0
Lagerfuge  — 0
1: Ankeranordnung e P
senkrecht zur V i Cer 299 Olg.v,1 2,0
Lagerfuge - T
Tabelle C53: Gruppenfaktor fiir Ankergruppen unter Querzugbelastung senkrecht zum freien Rand
Anordnung mit ¢ [mm] 2 mit s [mm] =
II: Ankeranordnung ]
parallel zur J \/ —e-e Cer 500 Clg. VI 2,0
Lagerfuge  —T w—
- [-]
L: Ankeranordnung Ar— I.—
senkrecht zur ] V—2" Cer 299 Ogv,1 2,0
Lagerfuge  p— w—
Tabelle C54: Charakteristische Werte der Tragféhigkeit unter Zug- und Querzuglast
. Charakteristischer Widerstand
- Nutzungskategorie
é qi; o d/d d/d
o x .0 w/d w/d
AnkergroBe 349 Alfa Tl w/w w/w
Siebhtlse 2 Alle Temperatur-
> 40°C/24°C 80°C/50°C 120°C/72°C peraiu
bereiche
hef Nrkb = Nrkp' Va2
[mm] [kN] [kN]
Druckfestigkeit f, > 4 N'mm®
M8 12x80 80 0,9 0,9 0,75 2,0
16x85 85 0,9 0,9 0,75 2,0
M8 /MT0 /1G-M8 ™ 6130 130 1,2 1,2 0,9 2,0
M12/ M6/ 20x85 85 0,9 0,9 0,75 2,5
IG-M8 /1G-M10 |  20x130 130 1,2 1,2 0,9 2,5
Druckfestigkeit f, 2 6 N/mm®
M8 12x80 80 0,9 0,9 0,9 2,5
16x85 85 0,9 0,9 0,9 2,5
M8/ M10 / I1G-M : : : :
/M10 6 16x130 130 1,2 1,2 1,2 2,5
Mi12/M16/ 20x85 85 0,9 0,9 0,9 3,0
IG-M8/1G-M10 | 20x130 130 1,2 1,2 1,2 3,0

)
2)
3)

Werte guiltig fur c.r und Crmin
Bemessung von Vg siche Technical Report TR 054, au3er fir Querzugbelastung parallel zum freien Rand mit ¢ =2 200 mm: Ve = Veko

Die Werte gelten fir Stahl 5.6 oder hoher. Fir Stahl 4.6 und 4.8 ist Vacp, mit 0,8 zu multiplizieren

292 Alfa Injektionsmortel fir Mauerwerk

Leistungen - Lochziegel Porotherm Homebric
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Steintyp: Lochziegel Porotherm Homebric

Tabelle C55: Charakteristische Werte der Tragfahigkeit unter Zug- und Querzuglast (Fortsetzung)
. Charakteristischer Widerstand
- Nutzungskategorie
£3s w wi
AnkergroBe | o) Alfa = _g - w/w w/w
Sieohdse [+ 2 40°C/24°C 80°C/50°C 120°c/720c | Alle Temperatur-
bereiche
het Naio = Newp” Ve
[mm] [kN] [kN]
Druckfestigkeit f, = 10 N/mm?
M8 12x80 80 1,2 1,2 1,2 3,0
M8 / M10/ 16x85 85 1,2 1,2 1,2 3,0
IG-M6 16x130 130 1,5 1,5 1,5 3,5
M12/Mi6/ 20x85 85 1,2 1,2 1,2 4,0
IG-M8/1G-M10 | 20x130 130 1,5 1,5 1,5 4,0

Werte giltig fur cer und Cmin
Bemessung von Vg siehe Technical Report TR 054, aufer fiir Querzugbelastung parallel zum freien Rand mit ¢ =2 200 mm: Vrci= Vrkp

9 Die Werte gelten fir Stahl 5.6 oder hoher. Fur Stahl 4.6 und 4.8 ist gk, mit 0,8 zu multiplizieren

Tabelle C56: Verschiebungen
. 349 Alfa Pet N /N dNo ONe \ dvo By
AnkergréBe e
Siebhiilse [mm] [kN] [mm/kN] [mm] [mm] [kN] [mm] [mm]
M8 12x80 80 0,9
0,34 0,27 0,55
M8 / M10/ 16x85 85 0,9
IG-M6 16x130 130 0,43 0,80 0,34 0,69 1,0 1,20 1,80
M12/M16/ 20x85 85 0,34 0,27 0,55
IG-M8 / 1,14
IG-M10 20x130 130 0,43 0,34 0,69

292 Alfa Injektionsmortel fir Mauerwerk
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Steintyp: Lochziegel BGV Thermo

Beschreibung des Steins, Rand- und Achsabstande, Gruppenfaktoren

Tabelle C57: Beschreibung des Steins
e
Dichte p [kg/dm®] | 0,6
Druckfestigkeit fo = [N/mm?] | 4, 6 oder 10
Code EN 771-1
Hersteller (Landercode) z.B. Leroux (FR)
Steinabmessungen [mm] | 500 x 200 x 314
Bohrverfahren Drehend
500
R
\ \‘;\W J [ ‘ ( ] { ] [ J [ /J}ZY_J
| I I |l 22] 61|
. 15
200 || I | | | )
| [ —|— [ —]
/— JC JC [ I—
SN | O O () I H |
i e e meng_ e
Tabelle C58: Rand- und Achsabsténde
AnkergrofBie Alle GréBen
Randabstand Cor [mm] 100 (120)"
Minimaler Randabstand Crin [mm] 100 (120)"
Achsabstand zjl {22} g?g
Minimaler Achsabstand Smin [mm] 100
" Werte in Klammern fir 349 Alfa Siebhiilse 20x85 und 349 Alfa Siebhillse 20x130
Fir Veake: Cmin gemaB Technical Report TR 054
Tabelle C59: Gruppenfaktor fiir Ankergruppen unter Zugbelastung
Anordnung mit ¢ [mm] 2 mits [mm] 2
Il: Ankeranordnung 4 = 200 100 1,7
parallel zur ] L Olg,N, I
Lagerfuge . — Cer 500 2,0
1: Ankeranordnung E —_— 200 100 4 1,1
senkrecht zur \ . OgN,L
Lagerfuge  —T— Cor 314 2,0
292 Alfa Injektionsmortel fir Mauerwerk
Leistungen - Lochziegel BGV Thermo Anhang C24
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Steintyp: Lochziegel BGV Thermo
Tabelle C60: Gruppenfaktor fiir Ankergruppen unter Querzugbelastung parallel zum freien Rand
Anordnung mit ¢ [mm] 2 mits [mm] 2
II: Ankeranordnung | E—
parallel zur } \V e Cor 500 Og, Vi 2,0
Lagerfuge  — 0
1: Ankeranordnung e P
senkrecht zur ‘ V i Cer 314 Olg.v,1 2,0
Lagerfuge F
Tabelle C61: Gruppenfaktor fiir Ankergruppen unter Querzugbelastung senkrecht zum freien Rand
Anordnung mit ¢ [mm] 2 mit s [mm] =
II: Ankeranordnung ]
parallel zur J \ —e-e Cer 500 Clg. VI 2,0
Lagerfuge T w—
: - -]
L: Ankeranordnung Ar— I.—
senkrecht zur ] V—2" Cer 314 Ogv,1 2,0
Lagerfuge — —
292 Alfa Injektionsmortel fir Mauerwerk
Leistungen - Lochziegel BGV Thermo Anhang C25
Gruppenfaktoren
Z11665.19
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Steintyp: Lochziegel BGV Thermo

Tabelle C62: Charakteristische Werte der Tragfahigkeit unter Zug- und Querzuglast
. Charakteristischer Widerstand
- Nutzungskategorie
220 d/d d/d
o x .© w/d w/d
AnkergrdBe 349 Alfa L E w/w w/w
Siebhiilse Q Alle Temperatur
> o ) o o o o, -
40°C/24°C 80°C/50°C 120°C/72°C bereiche
het Neks = Naip” Vs
[mm] [kN] [kN]
Druckfestigkeit f, > 4 N/mm?®
M8 12x80 80 0,6 0,6 0,6 2,0
M8/ M10/ 16x85 85 0,6 0,6 0,6 2,0
IG-M6 16x130 130 1,2 1,2 0,9 2,5
M12/M16/ IG- 20x85 85 0,6 0,6 0,6 2,5
M8 /1G-M10 20x130 130 1,2 1,2 0,9 2,5
Druckfestigkeit f, = 6 N/mm®
M8 12x80 80 0,9 0,9 0,75 2,5
M8/ M10/ 16x85 85 0,9 0,9 0,75 2,5
IG-M6 16x130 130 1,5 1,5 1,2 3,0
M12/M16/ I1G- 20x85 85 0,9 0,9 0,75 3,0
M8 /1G-M10 20x130 130 1,5 1,5 1,2 3,0
Druckfestigkeit f, = 10 N/mm?
M8 12x80 80 0,9 0,9 0,9 3,5
M8/ M10/ 16x85 85 0,9 0,9 0,9 3,5
IG-M6 16x130 130 2,0 2,0 1,5 4,0
Mi2/Mi6/1G- | 20x85 85 0,9 0,9 0,9 4,0
M8 /1G-M10 20x130 130 2,0 2,0 1,5 4,0

Werte gultig fir ¢ und Cmin
Bemessung von Vg siehe Technical Report TR 054, auer fir Querzugbelastung parallel zum freien Rand mit ¢ =2 250 mm: Ve = Veko
Die Werte gelten fir Stahl 5.6 oder héher. Fiir Stahl 4.6 und 4.8 ist Vg, mit 0,8 zu multiplizieren

Tabelle C63: Verschiebungen
h N Su/N 8 S % 8 Sve
AnkergrsBe | 49 Alfa of N No N vo v
Siebhllse [mm] [kN] [Mm/KN] [mm] [mm] [kN] [mm] [mm]
M8 12x80 80
0,26 0,21 0,41 0,7
M8 / M10/ 16x85 85
IG-Mé 16x130 130 0,43 0,80 0,34 0,69 1,00 1,50
M12/M16/ 20x85 85 0,26 0,21 0,41 0,86
IG-M8 /
IG-M10 20x130 130 0,43 0,34 0,69

292 Alfa Injektionsmortel fir Mauerwerk

Anhang C26

Leistungen - Lochziegel BGV Thermo
Charakteristische Werte der Tragfahigkeit, Verschiebungen
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Steintyp: Lochziegel Calibric R+

Tabelle C64: Beschreibung des Steins
. Lochziegel
Steintyp Calibric R+
Dichte p [kg/dm’] | 0.6
Druckfestigkeit fo 2 [N/mm?] | 6, 9 oder 12
Code EN 771-1
Hersteller (Landercode) z.B. Terreal (FR)
Steinabmessungen [mm] | 500 x 200 x 314
Bohrverfahren Drehend
500 f
, e G
OCOCOCOCoC oD 1C JC )3
] I 86 J[20] | |
{ J )| [ I |
[ I J ! I J 1
200 A
{ J J [ i | J
P i I | I 2
| J| | I I )
L J J J J J I J J J |
Tabelle C65: Rand- und Achsabstande
AnkergroBe Alle GroBen
Randabstand Cor [mm] 100 (120)"
Minimaler Randabstand Crnin) [mm] 100 (120)"
Sor.l [mm] 500
Achsabstand Ser) [mm] 314
Minimaler Achsabstand Smin [mm] 100

1)

Werte in Klammern fiir 349 Alfa Siebhlilse 20x85 und 349 Alfa Siebhilse 20x130
FUr Veake: Cmin gemaB Technical Report TR 054

Leistungen - Lochziegel Calibric R+
Beschreibung des Steins, Rand- und Achsabstande, Gruppenfaktoren

Tabelle C66: Gruppenfaktor fiir Ankergruppen unter Zugbelastung
Anordnung mit ¢ [mm] 2 mit s [mm] 2

II: Ankeranordnung ‘ ] 175 100 1,7

parallel zur ] L Clg NI
Lagerfuge [ Toms Cer 500 ] 2,0
L: Ankeranordnung L—N.— 175 100 1,0

senkrecht zur \ et OgN,L
Lagerfuge  —T w— Cer 314 2,0

292 Alfa Injektionsmortel fir Mauerwerk

Anhang C27
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Tabelle C67: Gruppenfaktor fiir Ankergruppen unter Querzugbelastung parallel zum freien Rand
Anordnung mit ¢ [mm] 2 mits [mm] 2
II: Ankeranordnung =1
parallel zur } \V e Cor 500 Og, Vi 2,0
Lagerfuge  — 0
1: Ankeranordnung e P
senkrecht zur V i Cer 314 Olg.v,1 2,0
Lagerfuge - T
Tabelle C68: Gruppenfaktor fiir Ankergruppen unter Querzugbelastung senkrecht zum freien Rand
Anordnung mit ¢ [mm] 2 mit s [mm] =
II: Ankeranordnung ]
parallel zur J \/ —e-e Cer 500 Clg. VI 2,0
Lagerfuge T w—
: - [-]
L: Ankeranordnung Ar— I.—
senkrecht zur ] V—o" Cer 314 Olg,v, 1 2,0
Lagerfuge  p— w—
Tabelle C69: Charakteristische Werte der Tragféhigkeit unter Zug- und Querzuglast
. Charakteristischer Widerstand
- Nutzungskategorie
é qi; Q@ d/d d/d
o x .0 w/d w/d
AnkergroBe 349 Alfa Tl w/w w/w
Siebhtlse 2 Alle Temperatur-
> 40°C/24°C 80°C/50°C 120°C/72°C peraiu
bereiche
hef Nrkb = Nrkp' Va2
[mm] [kN] [kN]
Druckfestigkeit f, > 6 N'mm®
M8 12x80 80 0,9 0,9 0,75 3,0
M8/ M10/ 16x85 85 0,9 0,9 0,75 4,0
IG-M6 16x130 130 1,2 1,2 0,9 4,0
M12/ M6/ 20x85 85 0,9 0,9 0,75 6,0
IG-M8/1G-M10 | 20x130 130 1,2 1,2 0,9 6,0
Druckfestigkeit f, 2 9 N/mm?®
M8 12x80 80 1,2 1,2 0,9 3,5
16x85 85 1,2 1,2 0,9 5,0
M8/ M10/ 1G-M6 : : : :
16x130 130 1,5 1,5 1,2 5,0
Mi12/M16/ 20x85 85 1,2 1,2 0,9 7,5
IG-M8/1G-M10 | 20x130 130 1,5 1,5 1,2 7,5

1)
2)

VRl = VRkp
3)

Werte gultig fir cer und Cmin
Bemessung von Vg siehe Technical Report TR 054, aufer fur Querzugbelastung parallel zum freien Rand mit ¢ 2 250 mm:

Die Werte gelten flr Stahl 5.6 oder hdher. Fir Stahl 4.6 und 4.8 ist Vgg, mit 0,8 zu multiplizieren.

292 Alfa Injektionsmortel fir Mauerwerk

Leistungen - Lochziegel Calibric R+
Gruppenfaktoren, Charakteristische Werte der Tragfahigkeit

Anhang C28
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Steintyp: Lochziegel Calibric R+

Tabelle C70: Charakteristische Werte der Tragfahigkeit unter Zug- und Querzuglast (Fortsetzung)
. Charakteristischer Widerstand
- Nutzungskategorie
F i
AnkergréBe 3.49 /-}_Ifa % _g i w/w w/w
Sieohdse [+ 2 40°C/24°C 80°C/50°C 120°c/720c | Alle Temperatur-
bereiche
hes Nrwb = Nawp " Ve
[mm] [kN] [kN]
Druckfestigkeit f, = 12 N/mm?
M8 12x80 80 1,2 1,2 0,9 4,0
M8/ M10/ 16x85 85 1,2 1,2 0,9 5,5
IG-M6 16x130 130 1,5 1,5 1,2 5,5
Mi12/Mi6/ 20x85 85 1,2 1,2 0,9 8,5
IG-M8 /1G-M10 | 20x130 130 1,5 1,5 1,2 8,5

1)
2)
3)

Werte gultig fir cc- und Cmin
Bemessung von Vg siehe Technical Report TR 054, auer fur Querzugbelastung parallel zum freien Rand mit ¢ 2 250 mm: Vo= Vaxo
Die Werte gelten fir Stahl 5.6 oder héher. Fiir Stahl 4.6 und 4.8 ist Vg, mit 0,8 zu multiplizieren

Leistungen - Lochziegel Calibric R+
Charakteristische Werte der Tragfahigkeit, Verschiebungen

Tabelle C71: Verschiebungen
. 349 Alfa Pet N dn/N 3no Nes \ Bvo By
AnkergréBe ek
Siebhtilse [mm] [kN] [mm/kN] [mm] [mm] [kN] [mm] [mm]
M8 12x80 80 1,0 1,10 1,65
0,34 0,27 0,55
M8 / M10/ 16x85 85 143
IG-Mé 16x130 130 0,43 0,80 0,34 0,69 ’ 20 50
M12/M16/ 20x85 85 0,34 0,27 0,55 ’ ’
1G-M8 / 2,14
IG-M10 20x130 130 0,43 0,34 0,69
292 Alfa Injektionsmortel fir Mauerwerk
Anhang C29
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Steintyp: Lochziegel Urbanbric
Tabelle C72: Beschreibung des Steins
. Lochziegel
Steintyp Urbanbric
Dichte p [kg/dm?] | 0,7
Druckfestigkeit fo 2 [N/mm?] | 6, 9 oder 12
Code EN 771-1
Hersteller (Landercode) z.B. Imerys (FR)
Steinabmessungen [mm] | 560 x 200 x 274
Bohrverfahren Drehend
560 19
l 9,5
— B
] ] ] [
| |20 16,5 | |
LN | 15,5 (N 2
240 )| | | ) | () 200
*1 — ‘ T ‘ ‘ ‘ N\
L JE 63 I | |
[l I L Jhe0dl 0
Tabelle C73: Rand- und Achsabstiande
AnkergroBe Alle GroBen
Randabstand Cor [mm] 100 (120)"
Minimaler Randabstand Crrin’) [mm] 100 (120)"
Serll [mm] 560
Achsabstand S [mm] 574
Minimaler Achsabstand Smin [mm] 100

1)

Werte in Klammern fiir 349 Alfa Siebhiilse 20x85 und 349 Alfa Siebhiilse 20x130
Fir Veke: Cmin gemaB Technical Report TR 054

Beschreibung des Steins, Rand- und Achsabstande, Gruppenfaktoren

Tabelle C74: Gruppenfaktor fiir Ankergruppen unter Zugbelastung
Anordnung mit ¢ [mm] 2 mits [mm] 2

II: Ankeranordnung 4 = 185 100 1,9

parallel zur J L Olg,N, I
Lagerfuge . 1 Cer 560 2,0

T [_]

1: Ankeranordnung = ~m 185 100 1,1

senkrecht zur \ . OlgN,L
Lagerfuge 1 T Cer 274 2,0

292 Alfa Injektionsmortel fir Mauerwerk

Leistungen - Lochziegel Urbanbric Anhang C30
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Steintyp: Lochziegel Urbanbric

Tabelle C75: Gruppenfaktor fiir Ankergruppen unter Querzugbelastung parallel zum freien Rand
Anordnung mit ¢ [mm] 2 mits [mm] 2
II: Ankeranordnung =1
parallel zur } \V e Cor 560 Og, Vi 2,0
Lagerfuge  — 0
1: Ankeranordnung e P
senkrecht zur V i Cer 274 Olg.v,1 2,0
Lagerfuge - T
Tabelle C76: Gruppenfaktor fiir Ankergruppen unter Querzugbelastung senkrecht zum freien Rand
Anordnung mit ¢ [mm] 2 mit s [mm] =
II: Ankeranordnung ]
parallel zur J \/ —e-e Cer 560 Clg. VI 2,0
Lagerfuge  —T w—
- [-]
L: Ankeranordnung Ar— I.—
senkrecht zur ] V—o" Cer 274 Olg,v, 1 2,0
Lagerfuge  p— w—
Tabelle C77: Charakteristische Werte der Tragféhigkeit unter Zug- und Querzuglast
. Charakteristischer Widerstand
- Nutzungskategorie
% qi; o d/d d/d
o x .0 w/d w/d
AnkergroBe 349 Alfa Tl w/w w/w
Siebhulse 2 Alle Temperatur-
> 40°C/24°C 80°C/50°C 120°C/72°C peralu
bereiche
hef Nrkb = Nrkp' Va2
[mm] [kN] [kN]
Druckfestigkeit f, > 6 N'mm®
M8 12x80 80 0,9 0,9 0,75 3,0
M8/ M10/ 16x85 85 0,9 0,9 0,75 3,0
IG-M6 16x130 130 2,0 2,0 1,5 3,0
Mi2/M16/ 20x85 85 0,9 0,9 0,75 3,5
IG-M8 /
Druckfestigkeit f, = 9 N/mm?®
M8 12x80 80 0,9 0,9 0,9 4,0
16x85 85 0,9 0,9 0,9 4,0
M8 TMT071G-M8 ™ 6130 130 25 25 2,0 4,0
M12/M16/ 20x85 85 0,9 0,9 0,9 4,5
IG-M8 /
IG-M10 20x130 130 2,5 2,5 2,0 4,5

Werte gultig fir ¢ und Cmin
Bemessung von Vg siehe Technical Report TR 054, au3er fir Querzugbelastung parallel zum freien Rand mit ¢ =2 190 mm: Vakci= Vakp
Die Werte gelten fir Stahl 5.6 oder hoher. Fir Stahl 4.6 und 4.8 ist Vg¢p, mit 0,8 zu multiplizieren.

292 Alfa Injektionsmortel fir Mauerwerk

Leistungen - Lochziegel Urbanbric
Gruppenfaktoren, Charakteristische Werte der Tragfahigkeit
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Tabelle C78: Charakteristische Werte der Tragfahigkeit unter Zug- und Querzuglast (Fortsetzung)
. Charakteristischer Widerstand
- Nutzungskategorie
- i
AnkergréBe 3.49 /-}_Ifa % _g i w/w w/w
Sieohdse [+ 2 40°C/24°C 80°C/50°C 120°c/720c | Alle Temperatur-
bereiche
et Naio = Newp” Ve
[mm] [kN] [kN]
Druckfestigkeit f, = 12 N/mm?®
M8 12x80 80 1,2 1,2 0,9 4,5
M8/ M10/ 16x85 85 1,2 1,2 0,9 4,5
IG-M6 16x130 130 3,0 3,0 25 4,5
M12/M16/I1G- 20x85 85 1,2 1,2 0,9 5,0
M8 /1G-M10 20x130 130 3,0 3,0 2,5 5,0

Werte gultig fir cc- und Cmin
Bemessung von Vg siehe Technical Report TR 054, auer fur Querzugbelastung parallel zum freien Rand mit ¢ 2 190 mm: Vacen=Vaxo
Die Werte gelten fir Stahl 5.6 oder héher. Fiir Stahl 4.6 und 4.8 ist Vg, mit 0,8 zu multiplizieren

Leistungen - Lochziegel Urbanbric
Charakteristische Werte der Tragfahigkeit, Verschiebungen

Tabelle C79: Verschiebungen
. 349 Alfa het N v/ N Sno ONe \" dvo Ove
AnkergréBe ek
Siebhtilse [mm] [kN] [mm/kN] [mm] [mm] [kN] [mm] [mm]
M8 12x80 80
0,34 0,27 0,55
M8 / M10/ 16x85 85 1,30
IG-Mé 16x130 130 0,86 0,80 0,69 1,37 1,00 1,50
M12/M16/ 20x85 85 0,34 0,27 0,55
IG-M8 / 1,43
IG-M10 20x130 130 0,86 0,69 1,37
292 Alfa Injektionsmortel fir Mauerwerk
Anhang C32
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Tabelle C80: Beschreibung des Steins
. Lochziegel
Steintyp Brique creuse C40
Dichte p [kg/dm?] | 0,7
Druckfestigkeit fo 2 [N/mm?] | 4, 8 oder 12
Code EN 771-1
Hersteller (Landercode) z.B. Terreal (FR)
Steinabmessungen [mm] | 500 x 200 x 200
Bohrverfahren Drehend
y 200 7
8ﬁ%f 8 y 6 7
* N O Mmoo [f i 17
L
C 56 . 40
L
[ = =7
L
[ 200
L
L
L
}
Tabelle C81: Rand- und Achsabsténde
AnkergrofBe Alle GréBen
Randabstand Cor [mm] 100 (120)"
Minimaler Randabstand Crin [mm] 100 (120)"
Sorl [mm] 500
Achsabstand Sor.L [mm] 200
Minimaler Achsabstand Smin [mm] 200

1)

Fir Vake: Cmin gEMa

B Technical Report TR 054

Werte in Klammern fiir 349 Alfa Siebhiilse 20x85 und 349 Alfa Siebhiilse 20x130

Leistungen - Lochziegel Brique creuse C40
Beschreibung des Steins, Rand- und Achsabstande, Gruppenfaktoren

Tabelle C82: Gruppenfaktor fiir Ankergruppen unter Zugbelastung
Anordnung mit ¢ [mm] 2 mit s [mm] 2
II: Ankeranordnung — ]
parallel zur J oo Cer 200 Olg,N,lI 2,0
Lagerfuge —
-]
L: Ankeranordnung 5 —
senkrecht zur \ . Cor 200 OgN.L 2,0
Lagerfuge p— Ta—
292 Alfa Injektionsmortel fir Mauerwerk
Anhang C33
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Steintyp: Lochziegel Brique creuse C40
Tabelle C83: Gruppenfaktor fiir Ankergruppen unter Querzugbelastung parallel zum freien Rand
Anordnung mit ¢ [mm] 2 mits [mm] 2
II: Ankeranordnung _' I
parallel zur } \V e Cor 500 Og, Vi 2,0
Lagerfuge  — 0
1: Ankeranordnung e P
senkrecht zur V * Cer 200 Olg.v,1 2,0
Lagerfuge 1
Tabelle C84: Gruppenfaktor fiir Ankergruppen unter Querzugbelastung senkrecht zum freien Rand
Anordnung mit ¢ [mm] 2 mit s [mm] =
II: Ankeranordnung ]
parallel zur J \/ —e-e Cer 500 Clg. VI 2,0
Lagerfuge T w—
: - -]
L: Ankeranordnung Ar— L.—
senkrecht zur ] V—2" Cer 200 Ogv,1 2,0
Lagerfuge — —
Tabelle C85: Charakteristische Werte der Tragféhigkeit unter Zug- und Querzuglast
. Charakteristischer Widerstand
- Nutzungskategorie
% qi; o d/d d/d
o x .0 w/d w/d
AnkergroBe 349 Alfa Tl w/w w/w
Siebhulse 2 Alle Temperatur-
> 40°C/24°C 80°C/50°C 120°C/72°C peralu
bereiche
hef Nrkb = Nrkp' Va2
[mm] [kN] [kN]
Druckfestigkeit f, = 4 N/mm?
M8 12x80 80
M8/ M10/ 16x85 85
IG-M6 16x130 130 0,6 0,6 0,6 0,9
M12/M16/ 20x85 85
IG-M8/1G-M10 | 20x130 130
Druckfestigkeit f, 2 8 N/mm?®
M8 12x80 80
16x85 85
M8 / M10/ 1G-M6
16x130 130 0,9 0,9 0,75 1,2
M12/M16/ 20x85 85
IG-M8/1G-M10 | 20x130 130
Y Werte giiltig fir o und Cuin
Bemessung von Vg siche Technical Report TR 054
¥  Die Werte gelten fur Stahl 5.6 oder héher. Fur Stahl 4.6 und 4.8 ist Vg« mit 0,8 zu multiplizieren.
292 Alfa Injektionsmortel fir Mauerwerk
. , : Anhang C34
Leistungen - Lochziegel Brique creuse C40 9
Gruppenfaktoren, Charakteristische Werte der Tragfahigkeit
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Steintyp: Lochziegel Brique creuse C40

Leistungen - Lochziegel Brique creuse C40
Charakteristische Werte der Tragfahigkeit, Verschiebungen

Tabelle C86: Charakteristische Werte der Tragfahigkeit unter Zug- und Querzuglast (Fortsetzung)
. Charakteristischer Widerstand
- Nutzungskategorie
E qi; o d/d d/d
v x .9 w/d w/d
AnkergrdBe 349 Alfa L E w/w w/w
Siebhlilse 2 Alle Temperatur
> ) o, o, ) o ) -
40°C/24°C 80°C/50°C 120°C/72°C bereiche
het Naio = Newp” Ve
[mm] [kN] [kN]
Druckfestigkeit f, = 12 N/mm?®
M8 12x80 80
M8/ M10/ 16x85 85
IG-M6 16x130 130 1,2 1,2 0,9 1,5
Mi2/M16/ 20x85 85
IG-M8/1G-M10 | 20x130 130
" Werte giltig fir Cor und Cuin
Bemessung von Vg siehe Technical Report TR 054
3 Die Werte gelten fur Stahl 5.6 oder hoher. Fur Stahl 4.6 und 4.8 ist Vg, mit 0,8 zu multiplizieren
Tabelle C87: Verschiebungen
h N 3y /N 5 SN % 5 Sy
AnkergréBe 3.49 ’I'.\.”a o N NO N Vo v
Siebhllse [mm] [kN] [mm/kN] [mm] [mm] [kN] [mm] [mm]
M8 12x80 80
0,17 0,14 0,27
M8 / M10/ 16x85 85
1G-M6 16x130 130 0,14 0,80 0,11 0,23 0,3 0,9 1,35
M12/M16/ 20x85 85 0,17 0,14 0,27
1G-M8 /
IG-M10 20x130 130 0,14 0,11 0,23
292 Alfa Injektionsmortel fir Mauerwerk
Anhang C35
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Steintyp: Lochziegel Blocchi Leggeri
Tabelle C88: Beschreibung des Steins
. Lochziegel
Steintyp Blocchi Leggeri
Dichte p [kg/dm’] | 0.6
Druckfestigkeit fo 2 [N/mm?] | 4, 6, 8 oder 12
Code EN 7711
Hersteller (Landercode) z.B. Wienerberger (IT)
Steinabmessungen [mm] | 250 x 120 x 250
Bohrverfahren Drehend
e a Y. o o —
| Iy
~ ‘ R 6
120 32 — 43 1/
« B s S e R e NN "
l 250 )
Tabelle C89: Rand- und Achsabsténde
Ankerg_;réBe Alle GréBen
Randabstand Cor [mm] 100 (120)"
Minimaler Randabstand Crin [mm] 60
Sr i [mm] 250
Achsabstand St [mm] 120
Minimaler Achsabstand Smin [mm] 100

)

Werte in Klammern fiir 349 Alfa Siebhiilse 20x85, 349 Alfa Siebhiilse 20x130 und 349 Alfa Siebhiilse 20x200

Beschreibung des Steins, Rand- und Achsabstande, Gruppenfaktoren

Tabelle C90: Gruppenfaktor fiir Ankergruppen unter Zugbelastung
Anordnung mit ¢ [mm] = mit s [mm] 2
II: Ankeranordnung 4 qE=— 60 100 1,0
parallel zZur ] LA Olg,N,II
Lagerfuge  —— Cor 250 2,0
A : -]
L: Ankeranordnung L—].—
senkrecht zur \ e 60 100 GgN.L 2,0
Lagerfuge Em— —
292 Alfa Injektionsmortel fir Mauerwerk
Leistungen - Lochziegel Blocchi Leggeri Anhang C36
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Steintyp: Lochziegel Blocchi Leggeri

Tabelle C91: Gruppenfaktor fiir Ankergruppen unter Querzugbelastung parallel zum freien Rand
Anordnung mit ¢ [mm] 2 mits [mm] 2

Il: Ankeranordnung _' I 60" 100" 1,0
parallel zur ] V e Olg,v,lI

Lagerfuge Cor 250 ] 2,0

1: Ankeranordnung I 60" 100" 16
senkrecht zur V * Og,v, L

Lagerfuge — Cer 250 2,0

"'Nur giiltig fiir Ve, gemaB Tabelle C93 und C94 Werte in Klammern

Tabelle C92: Gruppenfaktor fiir Ankergruppen unter Querzugbelastung senkrecht zum freien Rand
Anordnung mit ¢ [mm] 2 mit s [mm] 2
II: Ankeranordnung T ] 60" 100" 1,0
parallel zur \/ —e-o Og,v,I
Lagerfuge —r— Cer 250 2,0
: » -]
1: Ankeranordnung h——lr 601) 1 001) 1,6
senkrecht zur V— Olg,v, 1
Lagerfuge e Ti— Cer 250 2.0

Y'Nur gilltig fiir Ve, gemaB Tabelle C93 und C94 Werte in Klammern

Tabelle C93: Charakteristische Werte der Tragfahigkeit unter Zug- und Querzuglast
. Charakteristischer Widerstand
0 2 Nutzungskategorie
220 d/d d/d
o X .Q w/d w/d
AnkergroBe 349 Alfa | = s w/w w/w
Siebhllse > Alle T :
> 40°C/24°C 80°C/50°C 120°C/72°C € emperatur-
bereiche
hef Nrkb = Nrkp' Vekp'
[mm] [kN] [kN]
Druckfestigkeit f, > 4 N'mm®
M8 12x80 80
M8/ M10/ 16x85 85
1G-M6 16x130 130
X 0.4 0,4 0.3 2,02 (0,9)°
Mi2/M16/ 20x85 85
1G-M8 / 20x130 130
IG-M10 20x200 200

Werte gultig fir cer und Crmin

Bemessung von Vg sieche Technical Report TR 054, aufer fur Querzugbelastung parallel zum freien Rand mit ¢ =2 125 mm:
VRkel = VRkp

Werte in Klammern Vgy ¢ = Vi flr Einzelanker mit Cmin

Die Werte gelten fir Stahl 5.6 oder héher. Fir Stahl 4.6 und 4.8 ist Vg, mit 0,8 zu multiplizieren.

292 Alfa Injektionsmortel fir Mauerwerk

Leistungen - Lochziegel Blocchi Leggeri Anhang C37

Gruppenfaktoren, Charakteristische Werte der Tragfahigkeit
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Steintyp: Lochziegel Blocchi Leggeri

Tabelle C94: Charakteristische Werte der Tragfahigkeit unter Zug- und Querzuglast (Fortsetzung)
. Charakteristischer Widerstand
- Nutzungskategorie
£8% i wd
o x .2 Wi W,
AnkergréBe 3.49 /-}_Ifa Y E - w/w w/w
Siebhdlse 2 o /oo o IENS om0 Alle Temperatur-
40°C/24°C 80°C/50°C 120°C/72°C bereiche
hes Nrwb = Nawp " Vako”
[mm] [kN] [kN]
Druckfestigkeit f, = 6 N/mm®
M8 12x80 80
M8/ M10/ 16x85 85
IG-M6 16x130 130 2 14 ond)
V12 / M16 / 20x85 85 0,5 0,5 04 2,57 (1,2)
1G-M8 / 20x130 130
IG-M10 20x200 200
Druckfestigkeit f, = 8 N/mm®
M8 12x80 80
M8 / M10/ 16x85 85
IG-M6 16x130 130 2) 3)
2 16/ 20x85 a5 0,6 0,6 0,5 3,07 (1,2)
1G-M8 / 20x130 130
IG-M10 20x200 200
Druckiestigkeit f, = 12 N/mm®
M8 12x80 80
M8 / M10/ 16x85 85
1G-M6 16x130 130 2) 3)
M2/ Mi6 / 20x85 85 0,6 0,6 0,6 3,57 (1,5)
1G-M8 / 20x130 130
IG-M10 20x200 200

1)
2)
3)
4)

Werte giiltig fir cc- und Cmin

Bemessung von Vg siehe Technical Report TR 054, auRer fur Querzugbelastung parallel zum freien Rand mit ¢ = 125 mm: Ve =Vakp
Werte in Klammern Vg = Vo Mit Cmin

Die Werte gelten fiir Stahl 5.6 oder hoher. Fur Stahl 4.6 und 4.8 ist Vg, mit 0,8 zu multiplizieren.

Tabelle C95: Verschiebungen
) 349 Alfa her N /N SNo ONe \ dvo dve
AnkergréBe e
Siebhtlse [mm] [kN] [mm/kN] [mm] [mm] [kN] [mm] [mm]
Alle Grogen | Alle Grogen | A1 0,17 1,20 0,21 0,41 0,9 1,20 1,80
réBen

292 Alfa Injektionsmortel fir Mauerwerk

Anhang C38

Leistungen - Lochziegel Blocchi Leggeri
Charakteristische Werte der Tragfahigkeit, Verschiebungen
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Steintyp: Lochziegel Doppio Uni
Tabelle C96: Beschreibung des Steins
. Lochziegel
Steintyp Doppio Uni .
Dichte p [kg/dm?] | 0.9
Druckfestigkeit fo 2 [N/mm?] | 10, 16, 20 oder 28
Code EN 771-1
Hersteller (Landercode) z.B. Wienerberger (IT)
Steinabmessungen [mm] | 250 x 120 x 120
Bohrverfahren Drehend
11 9
[T o
I8I0IIININIS:
CUL S lzelter 34 [ Sl 120
} 250
Tabelle C97: Rand- und Achsabstande
AnkergréBe Alle GréBen
Randabstand Cor [mm] 100 (120)"
Minimaler Randabstand Crrin) [mm] 60
Ser I [mm] 250
Achsabstand St [mm] 120
Minimaler Achsabstand Sminat_| [mim] 100
Sming | [mm] 120

1)
2)

Werte in Klammern fiir 349 Alfa Siebhiilse 20x85; 349 Alfa Siebhiilse 20x130 und 349 Alfa Siebhulse 20x200
Flr Vg c: cmin gemaf Technical Report TR 054

Leistungen - Lochziegel Doppio Uni

Beschreibung des Steins, Rand- und Achsabstande, Gruppenfaktoren

Tabelle C98: Gruppenfaktor fiir Ankergruppen unter Zugbelastung
Anordnung mit ¢ [mm] 2 mit s [mm] 2
II: Ankeranordnung 4 = 60 100 1,0
parallel zur J L Olg,N, I

Lagerfuge — m— Cer 250 ] 2,0

L: Ankeranordnung E—1]
senkrecht zur ‘ : 60 120 Og,N, L 2,0

Lagerfuge p— T—

292 Alfa Injektionsmortel fir Mauerwerk

Anhang C39
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Steintyp: Lochziegel Doppio Uni

Leistungen - Lochziegel Doppio Uni
Gruppenfaktoren, Charakteristische Werte der Tragfahigkeit

Tabelle C99: Gruppenfaktor fiir Ankergruppen unter Querzugbelastung parallel zum freien Rand
Anordnung mit ¢ [mm] 2 mits [mm] 2
II: Ankeranordnung _' I
parallel zur ] \V e Cor 250 Olg, v 2,0
Lagerfuge  — 0
1: Ankeranordnung e P
senkrecht zur V * Cer 120 Olg.v,1 2,0
Lagerfuge T
Tabelle C100: Gruppenfaktor fiir Ankergruppen unter Querzugbelastung senkrecht zum freien Rand
Anordnung mit ¢ [mm] 2 mit s [mm] =
Il: Ankeranordnung Ee—
parallel zur \ —e-e Cer 250 Og,v,I 2,0
Lagerfuge ——
- [-]
1: Ankeranordnung —].—
senkrecht zur V—o"" Cer 120 Olg,v.1 2,0
Lagerfuge —Tw—
Tabelle C101: Charakteristische Werte der Tragfahigkeit unter Zug- und Querzuglast
. Charakteristischer Widerstand
° § Nutzungskategorie
é EE‘) ) did d/d
S L0 w/d w/d
AnkergrdBe §4ghﬁllfa L § w/w w/w
L2 40°C/24°C 80°C/50°C 120°c/72oc | Alle Temperatur-
bereiche
het Nrkb = Nrkp' Vaip??
[mm] [kN] [kN]
Druckfestigkeit f, = 10 N/mm?
M8 12x80 80
M8 / M10/ 16x85 85
1G-M6 16x130 130
0,6 0,6 0,5 1,5
M12/M16 / 20x85 85
1G-M8 / 20x130 130
IG-M10 20x200 200
" Werte gliltig fur ce und Crin
2 Bemessung von Vg siehe Technical Report TR 054
¥ Die Werte gelten fir Stahl 5.6 oder hoher. Fiir Stahl 4.6 und 4.8 ist Vrc, mit 0,8 zu multiplizieren.
292 Alfa Injektionsmortel fir Mauerwerk
Anhang C40
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Steintyp: Lochziegel Doppio Uni
Tabelle C102: Charakteristische Werte der Tragfahigkeit unter Zug- und Querzuglast (Fortsetzung)
. Charakteristischer Widerstand
- Nutzungskategorie
E qi; o d/d d/d
v x .9 w/d w/d
AnkergrdBe 349 Alfa L E w/w w/w
Siebhilse 2 Alle Temperatur
> o o o ) o ) -
40°C/24°C 80°C/50°C 120°C/72°C bereiche
hes Nrwb = Nawp " Ve
[mm] [kN] [kN]
Druckfestigkeit f, > 16 N/mm?
M8 12x80 80
M8/ M10/ 16x85 85
1G-M6 16x1 1
6x130 30 0,75 0,75 0,6 2,0
M12/M16/ 20x85 85
1G-M8 / 20x130 130
IG-M10 20x200 200
Druckfestigkeit f, = 20 N/mm?®
M8 12x80 80
M8 / M10/ 16x85 85
1G-M6 16x130 130
0.9 0,9 0,75 2,0
M12/M16/ 20x85 85
1G-M8 / 20x130 130
IG-M10 20x200 200
Druckfestigkeit f, = 28 N/mm’®
M8 12x80 80
M8 / M10/ 16x85 85
1G-M6 16x130 130
1,2 1,2 0,9 2,5
Mi2/M16/ 20x85 85
1G-M8 / 20x130 130
IG-M10 20x200 200
" Werte gultig fir cor und Crin
Bemessung von Vg siehe Technical Report TR 054
Die Werte gelten flr Stahl 5.6 oder héher. Fur Stahl 4.6 und 4.8 ist Vg, mit 0,8 zu multiplizieren.
Tabelle C103: Verschiebungen
h N dn/ N I ONe Vv I Oy
Ankergroge | 349 Alfa o N No N Yo v
Siebhlilse [mm] [kN] [mm/kN] [mm] [mm] [kN] [mm] [mm]
Alle GroBen | Alle Grogen | Al 0,26 1,20 0,31 0,62 0,6 0,3 0,45
GroBen
292 Alfa Injektionsmortel fir Mauerwerk
. . . . Anhang C41
Leistungen - Lochziegel Doppio Uni g
Charakteristische Werte der Tragfahigkeit, Verschiebungen
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Steintyp: Lochstein aus Leichtbeton Bloc creux B40

Tabelle C104: Beschreibung des Steins
. Lochstein aus Leichtbeton
Steintyp Bloc creux B40
Dichte p [kg/dm?] | 0.8
Druckfestigkeit fo 2 [N/mm?] | 4
Code EN 771-3
Hersteller (Landercode) z.B. Sepa (FR)
Steinabmessungen [mm] | 494 x 200 x 190
Bohrverfahren Drehend
494 1
T l
200 17
\ ]
17
Tabelle C105: Rand- und Achsabstéidnde
AnkergréBe Alle GroBen
Randabstand Cor [mm] 100 (120)"
Minimaler Randabstand Crnin) [mm] 100 (1 20)1)
Ser.l [mm] 494
Achsabstand S [mm] 190
Minimaler Achsabstand Smin [mm] 100

D Werte in Klammern fiir 349 Alfa Siebhlse 20x85 und 349 Alfa Siebhtlse 20x130
2 Flr Veke: Cmin gemaB Technical Report TR 054

Tabelle C106: Gruppenfaktor fiir Ankergruppen unter Zugbelastung
Anordnung mit ¢ [mm] 2 mits [mm] 2

II: Ankeranordnung 4 ] 100 100 1,5

parallel zur } L] Clg N, I
Lagerfuge —T w— Cer 494 2,0

: , ]

L: Ankeranordnung L—% 100 100 1,0

senkrecht zur \ ps Og,N, 1
Lagerfuge m— — Cer 190 2,0

292 Alfa Injektionsmortel fir Mauerwerk

Leistungen - Lochstein aus Leichtbeton Bloc creux B40 Anhang C42

Beschreibung des Steins, Rand- und Achsabstande, Gruppenfaktoren
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Steintyp: Lochstein aus Leichtbeton Bloc creux B40

Tabelle C107: Gruppenfaktor fiir Ankergruppen unter Querzugbelastung parallel zum freien Rand
Anordnung mit ¢ [mm] 2 mits [mm] 2
II: Ankeranordnung _' I 50 100 1,1
parallel zur ] V e Olg,v,lI
Lagerfuge — Cer 494 ] 2,0
L: Ankeranordnung R 100 100 1,1
senkrecht zur V * OgV,1
Lagerfuge == Cer 190 2,0
Tabelle C108: Gruppenfaktor fiir Ankergruppen unter Querzugbelastung senkrecht zum freien Rand
Anordnung mit ¢ [mm] 2 mit s [mm] =
Il: Ankeranordnung ]
parallel zur \/ —e-o Cor 494 Olg, v/l 2,0
Lagerfuge  —Ti—
- : [-]
1: Ankeranordnung i.—
senkrecht zur V—o"" Cer 190 Olg.V,1 2,0
Lagerfuge — w—
Tabelle C109: Charakteristische Werte der Tragfahigkeit unter Zug- und Querzuglast
Charakteristischer Widerstand
) Nutzungskategorie
o
5 wid did
€52 d/d wiw w/d
) 349 Alfa | €= wiw
Ankergr6Be i e
Siebhilse 5 40°C/24° Alle
= C 80°C/50°C|120°C/72°C| 40°C/24°C |80°C/50°C |120°C/72°C| Temperatur-
bereiche
et Nrkb = Nrkp" Nrkb = Nrkp VekpD)
[mm] [kN]
Druckfestigkeit f, > 4 N'mm®
M8 12x80 80 0,9
16x85 85 1,2
M8 / M10/ 1G-M6
16x130 130 1,2 0,9 0,75 1,2 0,9 0,75 3,0
Mi2/Mi6/ 20x85 85 1,2
IG-M8 / IG-M10 | 20x130 | 130 1.2

1)
2)
3)

Werte gultig fur ccr und Cmin

Bemessung von Vg siehe Technical Report TR 054, auf3er fir Querzugbelastung parallel zum freien Rand mit ¢ =2 250 mm: Vgcc.i= Vako
Die Werte gelten fur Stahl 5.6 oder héher. Fir Stahl 4.6 und 4.8 ist Vg, mit 0,8 zu multiplizieren.

Leistungen - Lochstein aus Leichtbeton Bloc creux B40

Gruppenfaktoren, Charakteristische Werte der Tragfahigkeit, Verschiebungen

Tabelle C110: Verschiebungen
. 349 Alfa het N /N Sno SN v dvo Bvee

AnkergrdBe e

Siebhlilse [mm] [kN] [mm/kN] [mm] [mm] [kN] [mm] [mm]
Alle GroBen Alle Alle 0,34 0,90 0,31 0,62 0,86 0,9 1,35

GréBen GréBen
292 Alfa Injektionsmortel fir Mauerwerk
Anhang C43
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Steintyp: Vollstein aus Leichtbeton - LAC
Tabelle C111: Beschreibung des Steins
: Vollstein aus Leichtbeton
Steintyp LAC
Dichte p [kg/dm®] | 0.6
Druckfestigkeit fo 2 [N/mm?] | 2
Code EN 771-3
Hersteller (Landercode) z.B. Bisotherm (DE)
Steinabmessungen [mm] | 300 x 123 x 248
Bohrverfahren Drehend
Tabelle C112: Rand- und Achsabsténde
AnkergroBe Alle GréBen
Randabstand Cer [mm] 1,5%hef
Minimaler Randabstand Crmin [mm] 60
Achsabstand Ser [mm] 3*het
Minimaler Achsabstand Smin [mm] 120
Tabelle C113: Gruppenfaktor fiir Ankergruppen unter Zugbelastung
Anordnung mit ¢ [mm] 2 mit s [mm] 2
II: Ankeranordnung | i== 90 120 1,1
parallel zur ] L Olg,N,II
Lagerfuge = o 1,5*hef 3*het . 2,0
1: Ankeranordnung ~—].— 124 120 1,1
senkrecht zur ps Og,N, L
Lagerfuge —T — 1,5%hef 3*het 2,0
Tabelle C114: Gruppenfaktor fiir Ankergruppen unter Querzugbelastung parallel zum freien Rand
Anordnung mit ¢ [mm] 2 mit s [mm] 2
II: Ankeranordnung . ' 60 120 0,6
parallel zur ] \V ele Og,V,li
Lagerfuge  p— 90 120 2,0
4 - -]
1: Ankeranordnung L 60 120 0,6
senkrecht zur ] V ele Olg,v, 1
Lagerfuge i 124 120 2,0
Tabelle C115: Gruppenfaktor fiir Ankergruppen unter Querzugbelastung senkrecht zum freien Rand
Anordnung mit ¢ [mm] 2 mit s [mm] 2
II: Ankeranordnung E— 60 120 0,6
parallel zur J V —e-e> Og, v,
Lagerfuge  p—Ta— 90 120 2,0
—— -]
1: Ankeranordnung Ee—| 60 120 0.6
senkrecht zur V—e-2> 1,5*hef 120 Olg,v.1 1,0
Lagerfuge p—T—— 1,5*hef 3 et 2,0

292 Alfa Injektionsmortel fur Mauerwerk

Leistungen - Vollstein aus Leichtbeton - LAC Anhang C44

Beschreibung des Steins, Rand- und Achsabsténde, Gruppenfaktoren
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Steintyp: Vollstein aus Leichtbeton - LAC
Tabelle C116: Charakteristische Werte der Tragfahigkeit unter Zug- und Querzuglast
Charakteristischer Widerstand
) Nutzungskategorie
o
5 wid did
252 did w/d
o x .2 w/w
AnkergroBe 349 Alfa 0s w/w
9 Siebhiilse S Alle
= 40°C/24°C | 80°C/50°C |120°C/72°C| 40°C/24°C |80°C/50°C |120°C/72°C| Temperatur-
bereiche
het Nrico = Nawp" Nrib = Naip Vaip
[mm] [kN]
Druckfestigkeit f, 2 2 Nfimm®
M8 - 80 3,0 2,5 2,0 2,5 2,0 1,5 3,0
M8/ M10/ 1G-M6 - 90 3,0 3,0 2,0 2,5 2,5 2,0 3,0
M10/
IG-M8 - 100 3,5 3,0 2,5 3,0 2,5 2,0 3,0
M16 /
1G-M10 - 100 3,0 3,0 2,0 3,0 3,0 2,0 3,0
M8 12x80 80 2,5 2,5 2,0 2,5 2,0 1,5 3,0
M8/ M10/ 16x85 85 3,0 2,5 2,0 3,0 2,5 2,0 3,0
IG-M6 16x130 130 3,0 2,5 2,0 3,0 2,5 2,0 3,0
M12/M16/ 20x85 85
IG-M8 / IG-M10 20x130 130 2,5 2,5 2,0 2,5 2,5 2,0 3,0
20x200 200
' Werte gliltig fir cer , Werte in Klammern gilltig fur Einzelanker mit Cpin
2 Bemessung von Vg siehe Technical Report TR 054
®  Die Werte gelten fiir Stahl 5.6 oder héher. Fir Stahl 4.6 und 4.8 ist Vac, mit 0,8 zu multiplizieren.
Tabelle C117: Verschiebungen
h N /'N ) SN \" ) By
AnkergréBe S?;gghAullfSae of N NO N Vo vV
[mm] [kN] [mm/kN] [mm] [mm] [kN] [mm] [mm]
M8 - 80
M8/ M10/ i 90 0,86 0,50 0,43 0,86
IG-M6 0,9 0,25 0,38
M10/ 1G-M8 - 100 1,00 035 0,35 0,70
M16/ IG-M10 - 100 0,86 ' 0,30 0,60
M8 12x80 80 0,50 0,36 0,71
M8 / M10/ 16x85 85
IG-M6 16x130 130
0,71 0,9 0,25 0,38
M2/ M6 / 20x85 85 ’ 0,35 0,25 0,50
IG-M8 / 1G-M10 | 20130 | 130
20x200 200
292 Alfa Injektionsmortel fir Mauerwerk
. : : Anhang C45
Leistungen - Vollstein aus Leichtbeton - LAC g
Charakteristische Werte der Tragfahigkeit, Verschiebungen
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