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Die Europaische Technische Bewertung wird von der Technischen Bewertungsstelle in ihrer
Amtssprache ausgestellt. Ubersetzungen dieser Europaischen Technischen Bewertung in andere
Sprachen missen dem Original vollstandig entsprechen und missen als solche gekennzeichnet sein.

Diese Europaische Technische Bewertung darf, auch bei elektronischer Ubermittlung, nur vollstandig und
ungekirzt wiedergegeben werden. Nur mit schriftlicher Zustimmung der ausstellenden Technischen
Bewertungsstelle kann eine teilweise Wiedergabe erfolgen. Jede teilweise Wiedergabe ist als solche zu
kennzeichnen.

Die ausstellende Technische Bewertungsstelle kann diese Europaische Technische Bewertung
widerrufen, insbesondere nach Unterrichtung durch die Kommission gemafR Artikel 25 Absatz 3 der
Verordnung (EU) Nr. 305/2011.
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Technische Beschreibung des Produkts

Das "Injektionssystem EF500R fur Beton" ist ein Verbunddibel, der aus einer Mdortelkartusche
mit Injektionsmoértel EF500R und einem Stahlteil besteht. Das Stahlteil besteht aus einer
handelsublichen Gewindestange mit Scheibe und Sechskantmutter in den Gréf3en M10 bis M24
oder aus einem gerippten Betonstahl mit Durchmesser 10 bis 25 mm.

Das Stahlteil wird in ein mit Injektionsmdrtel gefilltes Bohrloch gesteckt und durch Verbund
zwischen Stahlteil, Injektionsmortel und Beton verankert.

Die Produktbeschreibung ist in Anhang A angegeben.

Spezifizierung des Verwendungszwecks gemaR anwendbarem Europaischen
Bewertungsdokument

Von den Leistungen in Abschnitt3 kann nur ausgegangen werden, wenn der Dubel
entsprechend den Angaben und unter den Randbedingungen nach Anhang B verwendet wird.

Die Prif- und Bewertungsmethoden, die dieser Europaischen Technischen Bewertung zu
Grunde liegen, fihren zur Annahme einer Nutzungsdauer des Dibels von mindestens 50
Jahren. Die Angabe der Nutzungsdauer kann nicht als Garantie des Herstellers verstanden
werden, sondern ist lediglich ein Hilfsmittel zur Auswahl des richtigen Produkts in Bezug auf die
angenommene wirtschaftlich angemessene Nutzungsdauer des Bauwerks.

Leistung des Produkts und Angaben der Methoden ihrer Bewertung

Mechanische Festigkeit und Standsicherheit (BWR 1)

Wesentliches Merkmal Leistung
Charakteristischer Widerstand unter Zugbeanspruchung Siehe Anhang
(statische und quasi-statische Einwirkungen) C1undC3
Charakteristischer Widerstand unter Querbeanspruchung Siehe Anhang
(statische und quasi-statische Einwirkungen) C2undC4
Verschiebungen Siehe Anhang
(statische und quasi-statische Einwirkungen) C5undC6

Charakteristischer Widerstand und Verschiebungen flr
seismische Leitungskategorien C1 und C2

Dauerhaftigkeit Siehe Anhang B 1

Leistung nicht bewertet

Hygiene, Gesundheit und Umweltschutz (BWR 3)

Wesentliches Merkmal Leistung

Inhalt, Emission und/oder Freisetzung von gefahrlichen

Stoffen Leistung nicht bewertet

Angewandtes System zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestindigkeit mit
der Angabe der Rechtsgrundlage

GemalR dem Europaischen Bewertungsdokument EAD 330499-01-0601 gilt folgende
Rechtsgrundlage: [96/582/EG].

Folgendes System ist anzuwenden: 1

8.06.01-191/19
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Fiir die Durchfilhrung des Systems zur Bewertung und Uberpriiffung der
Leistungsbestandigkeit erforderliche technische Einzelheiten gemdR anwendbarem
Europaischen Bewertungsdokument

Technische Einzelheiten, die fur die Durchfihrung des Systems zur Bewertung und
Uberprifung der Leistungsbestandigkeit notwendig sind, sind Bestandteil des Prifplans, der
beim Deutschen Institut fiir Bautechnik hinterlegt ist.

Ausgestellt in Berlin am 19. September 2019 vom Deutschen Institut fur Bautechnik

Dr.-Ing. Lars Eckfeldt Beglaubigt
i. V. Abteilungsleiter

Z264956.19
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Einbauzustand Ankerstange M10 bis M24
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Einbauzustand Betonstahl @10 bis 925
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Dicke des Anbauteils
wirksame Verankerungstiefe
= Bohrlochtiefe

= Mindestbauteildicke

Injektionssystem EF500R fiir Beton

Produktbeschreibung Anhang A 1
Einbauzustand
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Kartusche: EF500R

—

B

>

Aufdruck: EF500R, Verarbeitungshinweise,
Chargennummer, Haltbarkeitsdatum,
Gefahrenbezeichnung, Hartungs- und
Verarbeitungszeiten, Lagertemperatur, mit und
ohne Kolbenwegsskala

E

385ml, 444ml, 585ml, 999ml und 1400ml Verbundmortel-Kartusche (Typ: “side-by-side™)

Komponente A:
Mértel

Komponente B:

Injektionssystem

- Harter

Verschluss/

Drehverschluss
Statikmischer
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Injektionssystem EF500R fiir Beton
Produktbeschreibung Anhang A 2

Z764962.19

8.06.01-191/19




Elektronische Kopie der ETA des DIBt: ETA-19/0398

Seite 7 der Europdischen Technischen Bewertung Deutsches
ETA-19/0398 vom 19. September 2019 Institut
fur

Bautechnik

Ankerstange M10, M12, M16, M20, M24 mit Unterlegscheibe und Sechskantmutter

I—ges

==} =

Handelslbliche Gewindestange mit:

- Werkstoff, Abmessungen und mechanische Eigenschaften gemans Tabelle A1
- Abnahmeprifzeugnis 3.1 gemai EN 10204:2004

- Markierung der Setztiefe

Betonstahl @10, 312, 314, & 16, & 20, & 25

A

Mindestwerte der bezogenen Rippenflache fg mn geman EN 1992-1-1:2004+AC:2010
Die Rippenhdhe muss 0,05d < h < 0,07d betragen
(d: Nenndurchmesser des Stabes; h: Rippenhdhe des Stabes)

Injektionssystem EF500R fiir Beton

Produktbeschreibung Anhang A3

Ankerstange und Betontahl
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Tabelle A1: Werkstoffe

Teil | Benennung Werkstoff

Stahlteile, galvanisch verzinkt 2 5 pm gemas EN ISO 4042:1999 oder
feuerverzinkt 2 40 um geméaB EN ISO 1461:2009 und EN ISO 10684:2004+AC:2009

Stahl geman EN 10087:1998 oder EN 10263:2001

1| Ankerstange Festigkeitsklasse 4.6, 5.8, 8.8 geméB EN 1993-1-8:2005+AC:2009

Stahl geman EN 10087:1998 oder EN 10263:2001
Festigkeitsklasse 4 (fir Ankerstangen der Klasse 4.6)
2 | Sechskantmutter, EN ISO 4032:2012 Festigkeitsklasse 5 (flr Ankerstangen der Klasse 5.8)
Festigkeitsklasse 8 (fir Ankerstangen der Klasse 8.8)
geman EN ISO 898-2:2012

Unteriegscheibe, EN ISO 887:2006,
3 |ENISO 7089:2000, EN ISO 7093:2000 | Stahl, galvanisch verzinkt oder feuerverzinkt
oder EN ISO 7094:2000

Stahlteile aus nichtrostendem Stahl

Werkstoff 1.4401 / 1.4404 / 1.4571, EN 10088-1:2005,

1| Ankerstange < M24: Festigkeitsklasse 70 EN 1SO 3506-1:2009

Werkstoff 1.4401 / 1.4404 / 1.4571 EN 10088:2005,
2 | Sechskantmutter, EN ISO 4032:2012 < M24: Festigkeitsklasse 70 (fir Ankerstangen der Klasse 70)
gemanB EN ISO 3506-2:2009

Unterlegscheibe, EN ISO 887:2006,
3 |ENISO 7089:2000, EN ISO 7093:2000 | Werkstoff 1.4401, 1.4404 oder 1.4571 geman EN 10088-1:2005
oder EN ISO 7094:2000

Stahlteile aus hochkorrosionsbestéandigem Stahl

Werkstoff 1.4529 / 1.4565, EN 10088-1:2005,

1 | Ankerstange < M24: Festigkeitsklasse 70 EN 1SO 3506-1:2009

Werkstoff 1.4529 / 1.4565 EN 10088-1:2005,
2 | Sechskantmutter, EN ISO 4032:2012 < M24: Festigkeitsklasse 70 (flir Ankerstangen der Klasse 70)
geman EN ISO 3506-2:2009

Unterlegscheibe, EN 1ISO 887:2006,
3 |ENISO 7089:2000, EN ISO 7093:2000 | Werkstoff 1.4529 / 1.4565 gemaf EN 10088-1:2005
oder EN ISO 7094:2000

Betonstahl

Stabe und Betonstabstahl vom Ring Klasse B oder C
fucund k geman NDP oder NCL gemafn EN 1992-1-1/NA
fuk=fic= k'fyk

Betonstahl geman
EN 1992-1-1:2004+AC:2010, Anhang C

Injektionssystem EF500R fiir Beton

Produktbeschreibung Anhang A4
Werkstoffe
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Spezifizierung des Verwendungszwecks

Beanspruchung der Verankerung:
Statische und quasi-statische Lasten: M10 bis M24, Rebar @10 bis &25.

Verankerungsgrund:
Bewehrter oder unbewehrter Normalbeton ohne Fasern gemali EN 206:2013 + A1:2016.
Festigkeitsklasse C20/25 bis C50/60 geman EN 206:2013 + A1:2016.
Ungerissener Beton: M10 bis M24, Betonstahl @10 bis @25.

Temperaturbereich:
[: -40°Cbis +40 °C (max. Langzeit-Temperatur +24 °C und max. Kurzzeit-Temperatur +40 °C)
- 40 °C bis +60 °C  (max. Langzeit-Temperatur +43 °C und max. Kurzzeit-Temperatur +60 °C)
[ll: - 40 °C bis +72 °C  (max. Langzeit-Temperatur +43 °C und max. Kurzzeit-Temperatur +72 °C)

Anwendungsbedlngungen (Umweltbedingungen):
Bauteile unter den Bedingungen trockener Innenrdume (alle Materialien).
Far alle anderen Bedingungen geman EN 1993-1-4:2006+A1:2015 entsprechend der
Korrosionsbestandigkeitsklassen:
- Nichtrostender Stahl A2 nach Anhang A 4, Tabelle A1: CRC I
- Nichtrostender Stahl A4 nach Anhang A 4, Tabelle A1: CRC Il
- Hochkorrosionsbestandiger Stahl HCR nach Anhang A 4, Tabelle A1: CRC V

Bemessung:

Unter Berlcksichtigung der zu verankernden Lasten sind prufbare Berechnungen und
Konstruktionszeichnungen anzufertigen. Auf den Konstruktionszeichnungen ist die Lage des Dubels
angegeben (z. B. Lage des Dubels zur Bewehrung oder zu den Auflagern usw.).

Die Bemessung der Verankerungen erfolgt unter der Verantwortung eines auf dem Gebiet der
Verankerungen und des Betonbaus erfahrenen Ingenieurs.

Die Bemessung der Verankerungen erfolgt nach EN 1992-4:2018 und Technical Report TR 055, Fassung
Februar 2018.

Elnbau
Trockener oder nasser Beton: M10 bis M24, Betonstahl @10 bis ©25.
Wassergefiillte Bohrlécher (nicht Seewasser): M10 bis M24, Betonstahl @10 bis &25.
Bohrlochherstellung durch Diamantbohren.
Uberkopfmontage erlaubt.
Einbau durch entsprechend geschultes Personal unter der Aufsicht des Bauleiters.

Injektionssystem EF500R fiir Beton

Verwendungszweck Anhang B 1
Spezifikationen
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Tabelle B1: Montagekennwerte fiir Gewindestangen

DuibelgroBe M10 M12 M16 M20 M24
Bohrernenndurchmesser do [mMm] = 12 14 18 24 28

Nt min [MM] = 60 70 80 90 96
Effektive Verankerungstiefe

Netmax [MM] = 200 240 320 400 480
Durchgangsloch im anzuschlieBenden di [mm] < 12 14 18 2 26
Bauteil
Bulrstendurchmesser dp [mm] 2 14 16 20 26 30
Maximales Montagedrehmoment Tinst [NmM] £ 20 40 80 120 160

- tfix,min [mm] > 0

Anbauteildicke

tfix,max [mm] < 1500
Mindestbauteildicke N [mm]| e+ 30 MM hy + 2d

min >100 mm ef 0

minimaler Achsabstand Smin [MmM] 50 60 80 100 120
minimaler Randabstand Crmin [MM] 50 60 80 100 120

Tabelle B2: Montagekennwerte fir Betonstahl

DiibelgréBe 210 12 214 16 20 25
Bohrernenndurchmesser do [mm] = 14 16 18 20 24 32
Nt min [MM] = 60 70 75 80 90 100
Effektive Verankerungstiefe
Netmax [MM] = 200 240 280 320 400 500
Blrstendurchmesser dp [mm] 2 16 18 20 22 26 34
hef + 30
Mindestbauteildicke Npin [MM]| mm 2 her + 2dg
100 mm
minimaler Achsabstand Smin [MmM] 50 60 70 80 100 125
minimaler Randabstand Crmin [MmM] 50 60 70 80 100 125

Injektionssystem EF500R fiir Beton

Verwendungszweck Anhang B 2
Montagekennwerte
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Stahlbirste

Tabelle B3: Parameter fir Reinigungs- und Setzzubehor

db min .
. do dy ! Verfiill-
Gewindestangen Betonstahl N min.
Bohrer - @ Biirsten - @ Biirsten - & stutzen
{mm) {mm) {mm) {mm) {mm) {Ng.)
M10 12 14 12,5
M12 10 14 16 14,5 Kein
12 16 18 16,5 Verflllstutzen
M16 14 18 20 18,5 notwendig
16 20 22 20,5
M20 20 24 26 245 #24
M24 28 30 28,5 # 28
25 32 34 32,5 # 32
Empfohlene Druckluftpistole (min 6 bar)
Bohrerdurchmesser (dg): 12 mm bis 32 mm
Verfiillstutzen fiir Uberkopf- oder Horizontalmontage
Bohrerdurchmesser (dp): 24 mm bis 32 mm
Injektionssystem EF500R fiir Beton
Verwendungszweck Anhang B 3
Reinigungs- und Installationszubehor
264962.19 8.06.01-191/19
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Setzanweisung

fI*} Bohrloch mit Diamantbohrer und mit vorgeschriebenem Bohrerdurchmesser (Tabelle B1
oder Tabelle B2) und gewahlter Bohrlochtiefe erstellen.

Zz1 Mit Wasser ausspllen, bis klares Wasser aus dem Bohrloch austritt.

251 Blrstendurchmesser priifen (Tabelle B3). Das Bohrloch ist mit geeigneter Drahtblrste
> dpmin (Tabelle B4) minimum 2x mit Drehbewegungen ausbursten.
Bei tiefen Bohrléchern geeignete Blrstenverlangerung benutzen (Tabelle B3).

I3l Wiederholt mit Wasser ausspllen, bis klares Wasser aus dem Bohrloch austritt.

Achtung! Vor der Reinigung muss im Bohrloch stehendes Wasser entfernt werden.

s\ Das Bohrloch vom Bohrlochgrund her 2x vollstandig mit Druckluft (Anhang B3) (min. 6
bar) ausblasen. Bei tiefen Bohrldchern sind Verldngerungen zu verwenden.

23 Burstendurchmesser priifen (Tabelle B3). Das Bohrloch ist mit geeigneter Drahtbiirste
> dp.min (Tabelle B4) minimum 2x mit Drehbewegungen ausbuirsten.
Bei tiefen Bohrléchern geeignete Blrstenverlangerung benutzen (Tabelle B3).

Zil AnschlieBend das Bohrloch erneut vom Bohrlochgrund her 2x vollstandig mit Druckluft
(Anhang B3) (min. 6 bar) ausblasen. Bei tiefen Bohrldchern sind Verldngerungen zu
verwenden. Nach der Reinigung ist das Bohrloch bis zum Injizieren des Mértels vor
erneutem Verschmutzen in einer geeigneten Weise zu schiitzen. Ggf. ist die
Reinigung unmittelbar vor dem Injizieren des Mortels zu wiederholen. EinflieBendes
Wasser darf nicht zur erneuten Verschmutzung des Bohrloches fiihren.

min. 3 full
stroke

—

FJ Den mitgelieferten Statikmischer fest auf die Kartusche aufschrauben und Kartusche in
eine geeignete Auspresspistole einlegen. Den Schlauchfolienclip vor der Verwendung
abschneiden.

Bei jeder Arbeitsunterbrechung langer als die empfohlene Verarbeitungszeit
(Tabelle B4) und bei jeder neuen Kartusche ist der Statikmischer zu erneuern.

] Vor dem Injizieren des Mértels die geforderte Setztiefe auf der Ankerstange markieren.

5l Der Mértelvorlauf ist nicht zur Befestigung der Ankerstange geeignet. Daher Vorlauf
solange verwerfen, bis sich eine gleichmaBig graue Mischfarbe eingestellt hat, jedoch
min. 3 volle Hibe. Bei Schlauchfoliengebinden sind min. 6 volle Hlibe zu verwerfen.

Injektionssystem

EF500R fir Beton

Setzanweisung

Verwendungszweck Anhang B 4

Z764962.19
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Setzanweisung (Fortsetzung)

einfOhren.

fixieren (z.B. Holzkeile).

Die Ankerstange sollte schmutz-, fett-, und 6lfrei sein.

&l Gereinigtes Bohrloch vom Bohrlochgrund her ca. zu 2/3 mit Verbundmértel befillen.
Langsames Zurlckziehen des Statikmischers aus dem Bohrloch verhindert die
Bildung von Lufteinschlissen. Wird der Bohrlochgrund nicht erreicht, muss eine
7 passende Mischerverlangerung verwendet werden. Fir die Horizontal- oder
fh Uberkopfmontage sind Verfullstutzen gemafi Anhang B 3 und
Mischerverlangerungen zu verwenden. Die temperaturrelevanten

17| Befestigungselement mit leichten Drehbewegungen bis zur festgelegten Setztiefe

E] Nach der Installation des Ankers sollte der Ringspalt komplett mit Mértel ausgefillt
sein. Tritt keine Masse nach Erreichen der Verankerungstiefe heraus, ist diese
Voraussetzung nicht erflllt und die Anwendung muss vor Beendigung der
Verarbeitungszeit wiederholt werden. Bei Uberkopfmontage ist die Ankerstange zu

20°C &g ]l Die angegebene Aushértezeit muss eingehalten werden. Anker wahrend der
Aushértezeit nicht bewegen oder belasten. (siehe Tabelle B4).

I8l Nach vollstandiger Aushartung kann das Anbauteil mit dem zuléssigen
Drehmoment (Tabelle B2) montiert werden. Die Mutter muss mit einem
geeignetem Drehmomentschllssel festgezogen werden.

Tabelle B4: Mindest-Aushartezeiten

Gelling- Minimum Minimum
te(r:non:r';fre working time | curing timein | curing timein
P dry concrete wet concrete
> 5°C 120 min 50 h 100 h
=2 +10°C 90 min 30 h 60 h
2 +20°C 30 min 10 h 20 h
2 +30°C 20 min 6 h 12h
+40°C 12 min 4 h 8h

Injektionssystem EF500R fiir Beton

Verwendungszweck Anhang B 5
Setzanweisung (Fortsetzung)
Aushéartezeit
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statischer Belastung

Tabelle C1: Charakteristische Werte der Zugtragfahigkeit unter statischer und quasi-

DiibelgréBe Gewindestangen M10 M12 M16 M20 M24
Stahlversagen
Charakteristische Zugtragfahigkeit,
Stahl, Festigkeitsklasse 4.6 Nris [kN] 23 (21) 34 63 98 141
Charakteristische Zugtragfahigkeit,
Stahl, Fostighollskiasse 5.8 Necs | [kN] 2@7) | 42 ’8 122 176
Charakteristische Zugtragfahigkeit,
Stahl Festigkeitsklasgse 89.8 ’ Nrics [kN] 46 (43) 67 125 196 282
Charakteristische Zugtragfahigkeit, nichtrostender
Stahl A4 und HCR NRk,s [kN] 11 59 110 171 247
Festigkeitsklasse 70
Kombiniertes Versagen durch Herausziehen und Betonausbruch
Charakteristische Verbundtragfahigkeit im ungerissenen Beton C20/25
trockener und feuchter
Temperaturbereich I: Beton TR, ucr [N/mm?] 11 10 10 9,5 9,0
40°C/24°C (
nassargefiltes Tceer | [NMm3 | 9,0 10 9,5 9,5 8,5
trockener und feuchter
Temperaturbereich Il: Beton Takuer | [N/mm?] 7,0 6,5 6.0 6.0 5,5
60°C/43°C (
Bonrooh o |Vmmd | 55 | 65 | 60 | 60 | 55
trockener und feuchter o
Temperaturbereich Ill: Beton ke | [N/mm?] 6,0 6,0 5,5 5,0 5,0
72°C/43°C ¥
‘ggﬁflﬁgem"tes Trkwer | [N/mm? | 5,0 6,0 5,0 5,0 5,0
C30/37 1,04
\IIEIrhohungsfaktor far C40/50 1,08
c
C50/60 1,10
Betonausbruch
ungerissener Beton Kuer,N [-] 11,0
gerissener Beton KerN [-] 7,7
Randabstand CerN [mm] 1,5 het
Achsabstand ScrN [mm] 2 CarN
Spalten
h
Randabstand Cersp [mm] 10-hy <2-hy (2,5 _h_J <24 -hg
of
Achsabstand Scrsp [mm] 2 Cersp
Montagebeiwert Yinst [-] 1,0 1,2

" Die Werte in Klammern gelten fir unterdimensionierte Gewindestange mit geringerem Spannungsquerschnitt As far
feuerverzinkte Gewindestangen gemaB. EN ISO 10684:2004+AC:2009.
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Tabelle C2: Charakteristische Werte der Querzugtragfahigkeit unter statischer, quasi-
statischer Belastung

DiibelgréoBe Gewindestangen M10 M12 M16 M20 M24
Stahlversagen ohne Hebelarm "

Charakteristische Quertragfahigkeit, 0

Stahl, Festigkeitsklasse 4.6 ViRis | [KN] 14(13) 20 38 59 85
Charakteristische Quertragfahigkeit, 0

Stahl, Festigkeitsklasse 5.8 Vieks | [KN] 15 (13) 21 39 61 88
Charakteristische Quertragfahigkeit, 0

Stahl, Festigkeitsklasse 8.8 Viris | [KN] 23 (21) 34 63 98 141
Charakteristische Zugtragfahigkeit,

nichtrostender Staht A4 und HCR VoRk,s [KN] 20 30 55 86 124
Festigkeitsklasse 70

Duktilitatsfaktor k7 [] 1,0

Stahlversagen mit Hebelarm R

Charakteristisches Biegemoment, 0

Stahl, Festigkeitsklasse 4.6 Mais | [Nm] 30 (27) 52 133 260 449
Charakteristisches Biegemoment, 0

Stahl, Festigkeitsklasse 5.8 Mris | [Nm] 37(33) 65 166 324 560
Charakteristisches Biegemoment, 0

Stahl, Festigkeitsklasse 8.8 Mris | [Nm] 60 (53) 105 266 519 896
Charakteristische Zugtragfahigkeit,

nichtrostender Stahl A4 und HCR M°is | [Nm] 52 92 232 454 784
Festigkeitsklasse 70

Betonausbruch auf der lastabgewandten Seite

Faktor ks [] 2,0

Montagebeiwert Yinst [-] 1,0

Betonkantenbruch

Effektive Dlibellange I [mm] Il = min(hes; 8 dnom)
AuBendurchmesser des Diibels dnom [mm] 10 12 16 20 24
Montagebeiwert Yinst [-] 1,0

" Die Werte in Klammern gelten fiir unterdimensionierte Gewindestange mit geringerem Spannungsquerschnitt A fir
feuerverzinkte Gewindestangen gemaf. EN ISO 10684:2004+AC:2009.
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Tabelle C3: Charakteristische Werte der Zugtragfahigkeit unter statischer und quasi-

Belastung

Charakteristische Werte der Zugtragfahigkeit unter statischer und quasi-statischer

Diibelgrée Betonstahl 210 12 14 216 20 225
Stahlversagen
Charakteristische Zugtragfahigkeit Nrks | [kN] As - fu”
Kombiniertes Versagen durch Herausziehen und Betonausbruch
Charakteristische Verbundtragfahigkeit im ungerissenen Beton C20/25
trockener und
¢ | [N/mm? 11 10 10 10 9,5 9,0
Temperaturbereich I: feuchter Beton “hkuer | [N/mm]
40°C/24°C wassergefilltes N/mmz 90 10 10 95 95 85
Bohrloch TRuer | [N/mm?] , , , ,
trockener und
¢ | [N/mm?2 7, , , : , ,
Temperaturbereich II: feuchter Beton “hkuer | [N/mm] 0 6.5 6.5 6.0 6.0 5>
60°C/43°C wassergefllltes
Bohrloch Triuer | [N/mm2] 5,5 6,5 6,5 6,0 6,0 55
trockener und
N 2
Temperaturbereich Ill: | feuchter Beton Trkuer | [N/mm] 6.0 6,0 6.0 55 5,0 5,0
72°C/43°C wassergefllltes
Bohrloch Triuer | [N/mm?] 5,0 6,0 5,5 55 5,0 5,0
i i C30/37 1,04
‘IIEIrhohungsfaktor far C40/50 1.08
c
C50/60 1,10
Betonausbruch
ungerissener Beton kuer,N [] 11,0
gerissener Beton Ker,N [] 7,7
Randabstand CerN [mm] 1,5 het
Achsabstand SerN [mm] 2 CuN
Spalten
h/hg 2 2,0 1,0 hy
h
Randabstand 2,0> hhy>1,3 Cersp [mm] 2-h, [2,5 —/—J
e
h/hes 1,3 2,4 hy
Achsabstand Sersp [mm] 2 Cersp
Montagebeiwert Yinst [-] 1,0 1,2
Ut istden Spezifikationen des Betonstahls zu entnehmen
Injektionssystem EF500R fiir Beton
Leistungen Anhang C 3

Z764962.19

8.06.01-191/19




Elektronische Kopie der ETA des DIBt: ETA-19/0398

Seite 17 der Europaischen Technischen Bewertung
ETA-19/0398 vom 19. September 2019

Deutsches

Bautechnik

Institut
fur

statischer Belastung

Tabelle C4: Charakteristische Werte der Querzugtragfahigkeit unter statischer, quasi-

DiibelgréBe Betonstahl 210 212 14 16 20 25
Stahlversagen ohne Hebelarm
Charakteristische Quertragfahigkeit | Vg [kN] 0,50 - A - fuk
Duktilitatsfaktor k7 [] 1,0
Stahlversagen mit Hebelarm
Charakteristische Biegemoment MCRk s [Nm] 1.2 + We * fuk
Betonausbruch auf der lastabgewandten Seite
Faktor ks [] 2,0
Montagebeiwert Yinst [-] 1,0
Betonkantenbruch
Effektive Dlbellange Ik [mm] min(her; 12 * dnom) max(8 * dnom, 300 mm)
AuBendurchmesser des Diibels Onom [mm] 10 12 14 16 20 25
Montagebeiwert Yinst [-] 1,0
Injektionssystem EF500R fiir Beton
Leistungen Anhang C 4
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Tabelle C5: Verschiebung unter Zugbeanspruchung” (Gewindestangen)

DiibelgréBe Gewindestangen M10 M12 M16 M20 M24

Temperaturbereich 40°C/24°C tiir ungerissenen Beton C20/25

Verschiebung | 8no-Faktor | [mm/(N/mm?)] 0,013 0,015 0,020 0,024 0,029

Verschiebung | 8n.-Faktor | [mm/(N/mm?)] 0,052 0,061 0,079 0,096 0,114

Temperaturbereich 72°C/43°C and 60°C/43°C fiir ungerissenen Beton C20/25

Verschiebung | 8no-Faktor | [mm/(N/mm?)] 0,015 0,018 0,023 0,028 0,033

Verschiebung Ono.-Faktor | [mm/(N/mm2)] 0,060 0,070 0,091 0,111 0,131

" Berechnung der Verschiebung
Sno = dno-Faktor - 1 1: einwirkende Verbundspannung
ON.. = dn..-Faktor - 1;

Tabelle C6: Verschiebung unter Querbeanspruchung” (Gewindestangen)

DiibelgréBe M10 M12 M16 M20 M24
Verschiebung dvo-Faktor | [mm/kN] 0,06 0,05 0,04 0,04 0,03
Verschiebung Ov..-Faktor | [mm/kN] 0,08 0,08 0,06 0,06 0,05

" Berechnung der Verschiebung
dvo = dvo-Faktor - V; V: einwirkende Querkraft
dv.. = dv.-Faktor - V;

Injektionssystem EF500R fiir Beton
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Tabelle C7: Verschiebung unter Zugbeanspruchung” (Betonstahl)

DiibelgréBe Betonstahl 210 12 14 16 20 25

Temperaturbereich 40°C/24°C fiir ungerissenen Beton C20/25

Verschiebung | 8yp-Faktor |[mm/(N/mm?)] 0,013 0,015 0,018 0,020 0,024 0,030

Verschiebung | dne-Faktor | [mm/(N/mm?2)] 0,052 0,061 0,070 0,079 0,096 0,118

Temperaturbereich 72°C/43°C and 60°C/43°C fiir ungerissenen Beton C20/25

Verschiebung | dno-Faktor | [mm/(N/mm?2)] 0,015 0,018 0,020 0,023 0,028 0,034

Verschiebung | 8y.-Faktor | [mm/(N/mm?)] 0,060 0,070 0,081 0,091 0,111 0,136
" Berechnung der Verschiebung

Sno = dno-Faktor - 1; 1: einwirkende Verbundspannung
N = On.-Faktor - T;

Tabelle C8: Verschiebung unter Querbeanspruchung” (Betonstahl)

Betonstahl 10 12 14 216 20 25
Verschiebung Syo-Faktor | [mm/KN] 0,05 0,05 0,04 0,04 0,04 0,03
Verschiebung Ov.-Faktor | [mMmM/KN] 0,08 0,07 0,06 0,06 0,05 0,05
" Berechnung der Verschiebung

dvo = dvo-Faktor - V; V: einwirkende Querkraft
dv.., = dv..-Faktor - V;
Injektionssystem EF500R fiir Beton
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