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ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Mit diesem Bescheid ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit des
Regelungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

Dieser Bescheid ersetzt nicht die fir die Durchfiihrung von Bauvorhaben gesetzlich
vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigungen.

Dieser Bescheid wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbesondere privater Schutzrechte,
erteilt.

Dem Verwender bzw. Anwender des Regelungsgegenstandes sind, unbeschadet weiter
gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", Kopien dieses Bescheides zur
Verfugung zu stellen. Zudem st der Verwender bzw. Anwender des
Regelungsgegenstandes darauf hinzuweisen, dass dieser Bescheid an der Verwendungs-
bzw. Anwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behorden
ebenfalls Kopien zur Verfiigung zu stellen.

Dieser Bescheid darf nur vollstandig vervielfaltigt werden. Eine auszugsweise
Veroéffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fir Bautechnik. Texte und
Zeichnungen von Werbeschriften dirfen diesem Bescheid nicht widersprechen,
Ubersetzungen miissen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fiir Bautechnik nicht geprifte
Ubersetzung der deutschen Originalfassung" enthalten.

Dieser Bescheid wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen kdnnen nachtraglich ergénzt
und geandert werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.

Dieser Bescheid bezieht sich auf die von dem Antragsteller gemachten Angaben und
vorgelegten Dokumente. Eine Anderung dieser Grundlagen wird von diesem Bescheid nicht
erfasst und ist dem Deutschen Institut fur Bautechnik unverzuglich offenzulegen.

Die von diesem Bescheid umfasste allgemeine Bauartgenehmigung gilt zugleich als
allgemeine bauaufsichtliche Zulassung fur die Bauart.

1.21.5-55/18
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BESONDERE BESTIMMUNGEN
Regelungsgegenstand und Verwendungs- bzw. Anwendungsbereich

Regelungsgegenstand

Der PFEIFER-Ankerbolzen PGS/G1-DK besteht aus einem Gewindebolzen in den
Nenndurchmessern M16, M20, M24, M30, M36, M42, M48, M56, einer oberen und unteren
Ankerplatte, zwei Sechskantmuttern und zwei Scheiben. Auf der AulRenseite der unteren
Ankerplatte ist eine Pufferscheibe befestigt.

Der Ankerbolzen wird bis zur Oberkante der oberen Ankerplatte einbetoniert.

Eine Druckkraft wird Uber die obere Ankerplatte, eine Zugkraft Gber die untere Ankerplatte
durch Formschluss Ubertragen.

Auf der Anlage 1 ist der Ankerbolzen im eingebauten Zustand dargestellt.

Verwendungs bzw. Anwendungsbereich

Der Ankerbolzen darf fir Verankerungen unter statischer oder quasi-statischer Belastung in
verdichtetem Normalbeton der Festigkeitsklassen von mindestens C20/25 und hdchstens
C50/60 nach DINEN 206:2017-01 ohne Fasern verwendet werden, sofern keine
Anforderungen hinsichtlich der Feuerwiderstandsdauer an die Gesamtkonstruktion
einschlieBlich der Verankerungen gestellt werden. Die Ankerbolzen dirfen im gerissenen
und ungerissenen Beton verankert werden.

Der Ankerbolzen darf zum Anschluss von Stahlbeton-Fertigteilstiitzen mit dem zugehorigen
PFEIFER-Stitzenfu® und von Stahl- bzw. Stahlverbundstitzen mit FuBplatte verwendet
werden.

Zur Sicherung des Korrosionsschutzes der Ankerbolzen beim Anschluss von
Stahlbeton-Fertigteilstitzen mit den zugehdrigen PFEIFER-Stutzenfuflen sind die Fugen
zwischen dem Betonbauteil und dem Stitzenfull sowie die Aussparungen fur die Muttern
nachtraglich mit einem stutzenbundigen Verguss aus Vergussmortel oder Vergussbeton der
Schwindklasse SKVB | gemal DAfStb-Richtlinie "Herstellung und Verwendung von zement-
gebundenem Vergussbeton und Vergussmortel” vollflachig zu vergief3en. Hierbei darf die
Betondeckung die in der DIN EN 1992-1-1:2011-01 mit DIN EN 1992-1-1/NA:2011-01
angegebenen Mindestwerte nicht unterschreiten.

Der Ankerbolzen darf nur unter den Bedingungen geschlossener Rdume, z. B. Wohnungen,
Birordume, Schulen, Krankenhdusern, Verkaufsstatten -mit Ausnahme von
Feuchtraumen - verwendet werden, wenn keine ausreichende, dauerhafte Betondeckung
der Ankerbolzen nach DINEN 1992-1-1:2011-01 mit DIN EN 1992-1-1/NA:2011-01
gewahrleistet werden kann.

Bestimmungen fiir das Bauprodukt

Eigenschaften und Zusammensetzung

Die Abmessungen der Ankerbolzen muissen den Werten der Anlage 4, Tabelle 1
entsprechen.

Die in dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung nicht angegebenen
Werkstoffkennwerte, Abmessungen und Toleranzen der Ankerbolzen mussen den beim
Deutschen Institut fur Bautechnik, bei der Zertifizierungsstelle und der fremdiberwachenden
Stelle hinterlegten Angaben entsprechen.

1.21.5-55/18
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2.2 Verpackung, Lagerung und Kennzeichnung
221 Verpackung und Lagerung
Der Ankerbolzen darf nur als Befestigungseinheit verpackt und geliefert werden.
222 Kennzeichnung
Verpackung, Beipackzettel oder Lieferschein der Ankerbolzen muss vom Hersteller mit dem
Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) nach den Ubereinstimmungszeichen-Verordnungen
der Lander gekennzeichnet werden. Zusatzlich sind das Werkzeichen, die Zulassungs-
nummer und die vollstandige Bezeichnung der Ankerbolzen anzugeben. Die Kennzeichnung
darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 2.3 erflllt sind.
Der Ankerbolzen wird nach dem Typ und dem Gewindedurchmesser des Ankerbolzens
bezeichnet, z. B. PGS 16/G1-DK.
Jedem Ankerbolzen ist das Werkzeichen und die Gewindegrofle nach Anlage 4
einzupragen. Die Verankerungstiefe ist durch die Oberkante der oberen Ankerplatte
markiert.
23 Ubereinstimmungsbestitigung
231 Allgemeines
Die Bestatigung der Ubereinstimmung des Ankerbolzens mit den Bestimmungen der von
diesem Bescheid erfassten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss fir jedes
Herstellwerk mit einer Ubereinstimmungserklarung des Herstellers auf der Grundlage einer
werkseigenen Produktionskontrolle und eines Ubereinstimmungszertifikates einer hierflr
anerkannten Zertifizierungsstelle sowie einer regelmafiigen FremduUberwachung durch eine
anerkannte Uberwachungsstelle nach Mafigabe der folgenden Bestimmungen erfolgen:
Fir die Erteilung des Ubereinstimmungszertifikats und die Fremdiiberwachung einschlielich
der dabei durchzufuhrenden Produktprifungen hat der Hersteller der Ankerbolzen eine
hierfir anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierflir anerkannte Uberwachungsstelle
einzuschalten.
Die Uberginstimmungserklérung hat der Hersteller durch Kennzeichnung der Bauprodukte
mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) unter Hinweis auf den Verwendungszweck
abzugeben.
Dem Deutschen Institut fur Bautechnik, ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des von
ihr erteilten Ubereinstimmungszertifikats zur Kenntnis zu geben.
2.3.2 Werkseigene Produktionskontrolle
In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und
durchzufthren. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller
vorzunehmende kontinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser
sicherstellt, dass die von ihm hergestellten Bauprodukte der von diesem Bescheid erfassten
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen.
Fur Umfang, Art und Haufigkeit der werkseigenen Produktionskontrolle ist der beim
Deutschen Institut fur Bautechnik und der fremdiberwachenden Stelle hinterlegte Prif- und
Uberwachungsplan maf3gebend.
Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und
auszuwerten. Die Aufzeichnungen missen mindestens folgende Angaben enthalten:
- Bezeichnung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials und der Bestandteile
- Art der Kontrolle oder Prifung
- Datum der Herstellung und der Prifung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials
oder der Bestandteile
- Ergebnis der Kontrolle und Prifungen und soweit zutreffend Vergleich mit den
Anforderungen
764355.18 1.21.5-55/18
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- Unterschrift des fur die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen.

Die Aufzeichnungen sind mindestens finf Jahre aufzubewahren und der fir die
Fremdiiberwachung eingeschalteten Uberwachungsstelle vorzulegen. Sie sind dem
Deutschen Institut fiir Bautechnik und der zustéandigen obersten Bauaufsichtsbehdrde auf
Verlangen vorzulegen.

Bei ungenigendem Priifergebnis sind vom Hersteller unverziglich die erforderlichen
MaRnahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Bauprodukte, die den Anforderungen
nicht entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit Ubereinstimmenden
ausgeschlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch méglich und
zum Nachweis der Mangelbeseitigung erforderlich - die bestehende Priifung unverziglich zu
wiederholen.

Fremdiiberwachung
In jedem Herstellwerk ist die werkseigene Produktionskontrolle durch eine
Fremdiberwachung regelmafig zu tberprifen, mindestens jedoch einmal jahrlich.

Im Rahmen der Fremdliberwachung ist eine Erstpriifung der Ankerschienen und Schrauben
durchzufiuhren und es sind Stichproben zu entnehmen. Die Probenahme und Prifungen
obliegen jeweils der anerkannten Uberwachungsstelle.

Flr Umfang, Art und Haufigkeit der Fremduberwachung ist der beim Deutschen Institut fur
Bautechnik und der fremdiberwachenden Stelle hinterlegte Prif- und Uberwachungsplan
malfdgebend.

Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremdiberwachung sind mindestens funf Jahre
aufzubewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Uberwachungsstelle dem
Deutschen Institut fir Bautechnik und der zustandigen obersten Bauaufsichtsbehdrde auf
Verlangen vorzulegen.

Bestimmungen fiir Planung, Bemessung und Ausfiihrung

Planung

Die Verankerungen sind ingenieurmaflig zu planen. Unter Berlcksichtigung der zu
verankernden Lasten sind prifbare Berechnungen und Konstruktionszeichnungen
anzufertigen, die die Lage der Verankerungen einschlieBlich moglicher Mafiabweichungen
enthalt.

Die in Anlage 4, Tabelle 1 angegebenen minimalen Achs- und Randabsténde dirfen nicht
unterschritten werden.

Die erforderliche Bauteildicke hn,, ergibt sich aus der Einbautiefe h,om nach Anlage 4 und
der erforderlichen Betondeckung cnom.
Rmin = Nnom * Cnom (3.1)
hnom Einbautiefe nach Anlage 4, Tabelle 1
Chom erforderliche Betondeckung nach DIN EN 1992-1-1:2011-01 mit
DIN EN 1992-1-1/NA:2011-01.
Bemessung

Die Bemessung der Verankerungen erfolgt gemaf DIN SPEC 1021-4:2009-08 "Bemessung
der Verankerung von Befestigungen in Beton", Teile1 und?2. Die zugehdrigen
charakteristischen Werte sind in den Anlagen 5 und 8 angegeben.

1.21.5-55/18
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Abweichend von DIN SPEC 1021-4-2:2009-08 darf der Ankerbolzen auch durch Druckkrafte
beansprucht werden. Hierfir gelten die Nachweise gemal® DIN SPEC 1021-4-2:2009-08
Tabelle 1, Zeilen 1 bis 5 analog. Die Druckkrafte sind als Absolutwert einzusetzen. Die
charakteristischen Widerstdnde gegen Betonausbruch bei Druckbeanspruchung sind mit

Nef Drucks Scr.N,Druck UNd CerN.Druck gemanl Anlage 5, Tabelle 3 zu berechnen. Eine Riickhange-
bewehrung darf bei Druckbeanspruchung nicht bericksichtigt werden.

Der Nachweis der unmittelbaren ortlichen Krafteinleitung in den Beton ist erbracht.
Die Weiterleitung der zu verankernden Lasten im Bauteil ist nachzuweisen.

Beanspruchungen, die in der Verankerung oder im angeschlossenen Bauteil aus behinderter
Formanderung (z. B. bei Temperaturwechseln) entstehen kénnen, sind zu beriicksichtigen.

Erganzend zur Tabelle 1 der DIN SPEC 1021-4:2009-08, Teil 1, Abschnitt 5.2.3.1 ist die
Tabelle 3.1 dieser Zulassung zu verwenden.

Tabelle 3.1 Durchmesser des Durchgangslochs in der FuRplatte

Ankerbolzen PGS...

(GewindegraRe) 16 20 24 30 36 42 48 56

Durchmesser df des

Durchgangslochs [ mm ] 18 22 26 33 39 45 51 59

Die Verschiebungen bei Zugbeanspruchungen sind in Anhang 5, Tabelle 4 angegeben.

Die Verschiebungen bei Querbeanspruchungen sind in Anhang 6, Tabelle 6 angegeben.
Ausfiihrung

Einbau der Verankerungen

Die Verankerungen sind entsprechend der anzufertigenden Konstruktionszeichnungen
einzubauen. Die Konstruktionszeichnungen miissen die genaue Lage und die Ausfiihrungs-
angaben (Lage, GréRRe und Langen der Ankerbolzen) der Verankerungen enthalten.

Eine Montageanleitung des Herstellers ist auf den Anlagen 9 und 10 dargestellt.

Die Ankerplatten einschlieBlich der Pufferscheibe diirfen nicht vom Gewindebolzen gelést
werden.

Die Verankerungen sind so auf der Schalung zu fixieren, dass sie sich beim Verlegen der
Bewehrung sowie beim Einbringen und Verdichten des Betons nicht verschieben.

Beim Betonieren ist darauf zu achten, dass unter den Ankerplatten der Ankerbolzen der
Beton besonders gut verdichtet wird.

Beim Anschluss von Stahlbeton-Fertigteilstitzen mit den zugehdérigen PFEIFER-Stitzen-
fuBen sind die Fugen zwischen dem Betonbauteil und dem StutzenfuR sowie die
Aussparungen fir die Muttern nachtraglich mit einem stitzenblindigen Verguss aus
Vergussmortel oder Vergussbeton der Schwindklasse SKVB | gemall DAfStb-Richtlinie
"Herstellung und Verwendung von zementgebundenem Vergussbeton und Vergussmortel"
vollflachig zu vergiel3en.

Das maximale Installationsmoment Ti, nach Anlage 4, Tabelle 1 darf nicht Uberschritten
werden. FiUr die Tragfahigkeit des Ankerbolzens ist das Aufbringen eines Installations-
moments nicht erforderlich.

1.21.5-55/18
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3.3.2

Kontrolle der Ausfiihrung

Bei dem Einbau der Verankerungen muss der mit der Verankerung von Ankerbolzen
betraute Unternehmer oder der von ihm beauftragte Bauleiter oder ein fachkundiger
Vertreter des Bauleiters auf der Baustelle anwesend sein. Er hat flr die ordnungsgemaliie
Ausfihrung der Arbeiten zu sorgen. Insbesondere muss er die Ausfihrung und Lage der
Verankerungen sowie einer eventuellen Rickhangebewehrung kontrollieren.

Die Aufzeichnungen hierliber missen wahrend der Bauzeit auf der Baustelle bereitliegen
und sind dem mit der Kontrolle Beauftragten auf Verlangen vorzulegen. Sie sind ebenso wir
die Lieferscheine nach Abschluss der Arbeiten mindestens 5 Jahre vom Unternehmen
aufzubewahren.

3.33 Montage der StiitzenfiiRe
Die Montage der zugehorigen PFEIFER-StltzenfiiRe ist entsprechend der Montageanleitung
der Firma PFEIFER vorzunehmen. Die Montagefuge zwischen dem Betonbauteil und dem
Stitzenfull sowie die Aussparungen flr die Muttern sind anschlieRend mit einem hochfesten
schwindarmen Moértel zu vergiel3en.

Beatrix Wittstock Beglaubigt

Referatsleiterin

264355.18
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Bild 1: Vertikalschnitt

Fertigteil-Stitze

PFEIFER-Stutzenfu

= VerguRmértel
I { PFEIFER-Ankerbolzen PGS/G1-DK
ca2
Betonbauteil

_E c s |

2o

om

Al Al

Betongite Ankergrund: C20/25 bis C50/60

Bild 2: Horizontalschnitt

PFEIFER-Stutzenful®

Fertigteilstutze

Betonbauteil

PFEIFER-Ankerbolzen PGS/G1-DK

h = Bauteildicke = h,om *+ Crom  (Crom = Nennmaf der Betondeckung nach EN 1992-1-1:2011-01
mit DIN EN 1992-1-1/NA:2013-04)

hes = effektive Verankerungstiefe

hetoriek = effektive Verankerungstiefe bei Druckbeanspruchung

Nnom = Einbautiefe

l4 = Uberstand des Ankerbolzens ab Oberkante Betonbauteil

c = Randabstand

s = Achsabstand

PFEIFER-Ankerbolzen PGS/G1-DK

. Anlage 1
Produktbeschreibung

Einbauzustand
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Bild 3: Vertikalschnitt

Stahlstiitze

PFEIFER-Ankerbolzen PGS/G1-DK

Vergussmoértel
~ Ratanhaiitail
= wowiivauilelii
2l %

c o
e
S
g €
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Betongiite Ankergrund: C20/25 bis C50/60
Bild 4: Horizontalschnitt

Betonbauteil

Stahlstiitze

FuRplatte

PFEIFER-Ankerbolzen PGS/G1-DK

]

4 (@

h = Bauteildicke = h,om *+ Crom  (Crom = Nennmaf der Betondeckung nach EN 1992-1-1:2011-01
mit DIN EN 1992-1-1/NA:2013-04)

hes = effektive Verankerungstiefe

hetoriek = effektive Verankerungstiefe bei Druckbeanspruchung

Nnom = Einbautiefe

l4 = Uberstand des Ankerbolzens ab Oberkante Betonbauteil

c = Randabstand

s = Achsabstand

PFEIFER-Ankerbolzen PGS/G1-DK

Produktbeschreibung
Einbauzustand

Anlage 2

Z6056.19
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Bild 5: Vertikalschnitt

Stahlstiitze

PFEIFER-Ankerbolzen PGS/G1-DK

l1
i

NN

Betonbauteil

hnom

—

2 Cnom
=230 mm

Betongiite Ankergrund: C20/25 bis C50/60
Bild 6: Horizontalschnitt

L Betonbauteil
© ©
= ? - | Stahlstiitze
% T
, FuRplatte
? [ 4
: é ~ 7y PFEIFER-Ankerbolzen PGS/G1-DK
© © ()
\
h = Bauteildicke = h,o, + Chom  (Crom = Nennmal} der Betondeckung nach EN 1992-1-1:2011-01
mit DIN EN 1992-1-1/NA:2013-04)
hes = effektive Verankerungstiefe
heipriek = effektive Verankerungstiefe bei Druckbeanspruchung
hnom = Einbautiefe
l4 = Uberstand des Ankerbolzens ab Oberkante Betonbauteil
c = Randabstand
s = Achsabstand

PFEIFER-Ankerbolzen PGS/G1-DK

. Anlage 3
Produktbeschreibung

Einbauzustand
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Bild 7: Variablen
tp

Pufferscheibe |~
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Ankerplatte

Ankerstab

A gl
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Ankerplatte 8
1
hef,Druck
e het -
hnom 1
I
Tabelle 1: AnkergréBen, Abmessungen und Montagekennwerte
Ankerbolzen PGS/G1-DK
16 20 24 30 36 42 48 56
Gewindedurchmesser dy [mm] 16 20 24 30 36 42 48 56
Gewinde . A [mm?] | 157 | 245 | 352 | 561 | 817 | 1121 | 1473 | 2030
Spannungsquerschnitt P
Schaftdurchmesser Ankerstab domax  [Mm] 16 20 24 30 36 42 48 56
alternativer
Schaftdurchmesser domin  [mm] | 14,6 | 18,3 | 22,0 | 27,6 | 33,3 | 39,0 | 44,6 | 52,2
Durchmesser Ankerplatte ds [mm] 40 50 60 85 100 | 115 | 130 | 150
Dicke Ankerplatte t [mm] 13 16 20 24 29 34 39 45
Dicke Pufferscheibe ty [mm] 5 5 6 6 8 8 10 10
Lasteinleitungsflache A, [mm2] | 1056 | 1649 | 2375 | 4968 | 6836 | 9001 | 11464 | 15208
Gesamtlange I [mm] | 291 | 361 | 433 | 642 | 753 | 884 | 1015 | 1215
Einbautiefe Nhom [mm] | 182 | 241 | 303 | 492 | 593 | 714 | 825 | 1005
Gewindelberstand l4 [mm] 110 | 120 | 130 | 150 | 160 | 170 | 190 | 210
Mindestachsabstand Smin [mm] 90 100 | 110 | 135 | 150 | 165 | 180 | 200
Mindestrandabstand Cmin? [mm] | 50 | 55 | 60 | 73 | 80 | 88 | 95 | 105
Installationsdrehmoment T < [NM] 100 | 200 | 400 | 800 | 1200 | 2000 | 3000 | 5000

zu erhdéhen.

erforderlich.

Ankerplatten und Ankerstangen

Tabelle 2: Werkstoffe

Vergltungsstahl, Festigkeitsklasse > 8.8

" Die dargestellten Werte gelten fiir crom = 30 mm. Bei gréBeren Werten fiir cnom ist der Randabstand entsprechend

2 Das Installationsdrehmoment Tinst darf nicht tiberschritten werden. Zur Funktion des Ankers ist kein Drehmoment

Muttern gemaB DIN EN ISO 4032:2013-04

Festigkeitsklasse > 8 gemafi DIN EN ISO 898-2:2012-08

Sonder-Unterlegscheiben

DIN EN ISO 7089:2000-11, Sonder-Unterlegscheiben
S§355J0 nach DIN EN 10025-2:2005-04 gemaB Statik zur
Verankerung von Stahlbeton-Fertigteilstiitzen

Pufferscheibe

PE-Schaumstoff

PFEIFER-Ankerbolzen PGS/G1-DK

Produktbeschreibung

AnkergrdBen, Abmessungen, Montagekennwerte
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Tabelle 3: Charakteristische Widerstéande der Tragfihigkeit eines Ankerbolzens
bei Zug- und Druckbeanspruchung

Ankerbolzen PGS/G1-DK
16 | 20 | 24 | 30 | 36 } 42 | 48 | 56

Stahlversagen

Charakteristischer Widerstand ~ Nms  [kN] | 125 | 196 | 282 | 449 | 653 | 897 | 1179 | 1624
Teilsicherheitsbeiwert TMs [-1 1,5
Herausziehen
Charakteristischer Widerstand [kN] | 158 | 247 | 356 | 745 | 1025 | 1350 | 1720 | 2281
im gerissenen Beton C20/25 Rip [kN]
C25/30 [ 1,20
C30/37 [] 1,48
Erhéhungsfaktoren ¢ zur C35/45 [] 1.80
Beriicksichtigung héherer
Betongiten C40/50  [] 2,00
C45/55 [-] 2,20
C50/60 [-] 2,40
Teilsicherheitsbeiwert TMp [-] 1,50

Kegelférmiger Betonausbruch

Effektive Verankerungstiefe  hes [mm] | 163 | 220 | 277 | 462 | 556 | 672 | 776 | 950
,\g: Charakt. Achsabstand SerN [mm] 3,0 - hes
Charakt. Randabstand CorN [mm] 1,5 - her
. | Effektive Verankerungstiefe Nefpruck  [MM] =h-t (siehe Anlage 4, Bild 7)
é’ Charakt. Achsabstand SerN,Druck  [MmM] 3,0 - hefDruck
e Charakt. Randabstand CerNDruck  [mMm] 1,5 - hef Druck
Faktor fur gerissene Beton Ker [-1 8,5
Faktor flir ungerissenen Beton Kucr [-] 11,9
Teilsicherheitsbeiwert TMc [-1 1,50

Tabelle 4: Verschiebungen

Ankerbolzen PGS/G1-DK
16 | 20 | 24 | 30 36|42|48|56

Verschiebungen unter Zug- und Druckbeanspruchung

Zuglast / Drucklast

(Gebrauchslast) N [kN] 60 93 134 214 311 427 561 773
Zugehdrige Verschiebung

unter Kurzzeitbeanspruchung Sno [mm] 0.6 0.7 038 0.9 1.0 1.1 1.3 1.5
Zugehérige Verschiebung

unter Langzeitbeanspruchung O [mm] 1.2 1.4 1.6 18 2.0 2.2 2.6 3.0

PFEIFER-Ankerbolzen PGS/G1-DK

] Anlage 5
Leistung

Charakteristische Widerstande, Verschiebungen bei Zug-/Druckbeanspruchung

Z6056.19 1.21.5-55/18



elektronische kopie der abz des dibt: z-21.5-1877

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches
Allgemeine Bauartgenehmigung Institut

fur
Nr. Z-21.5-1877 vom 28. Januar 2019 Bautechnik

Ausbruchkegel bei Zugbeanspruchung Ausbruchkegel bei Druckbeanspruchung
3,0- hef Druck
3
2
ko) =l
< 0
k 0
-~ 5 o é
< fa
0 < 0 ) 3 B
A cN B » A c.N.Druck |y~ ‘;é <
< ' < 2
v =y
hul ln»
0 2 0 2
AcN =9 hef N Ac,N,Druck =9. hef,Druck
N 3 .
< 5 N
3 F N

Bild 8: Idealisierte Betonausbruchkérper und Flachen A°; y bzw. A°; N pruck der Beton-
ausbruchkorper bei Ankerbolzen PGS/G1-DK

Ausbruchkegel bei Zugbeanspruchung Ausbruchkegel bei Druckbeanspruchung

& P — T T T T

| )

Ac N.Druck

s; 1,5 hef Druck

N
)
T

¢ |.s [1,5-hy C s [1,5h

ef Druck
=

wenn:  C; <Cqy wenn:  Cy < Ce \pruck

$15 SerN $1 < S¢rNDruck

Bild 9: Beispiele fiir die vorhandenen Flachen A; y bzw. A \ pruck der idealisierten Beton-
ausbruchkérper einer Ankergruppe mit vier Ankerbolzen in der Bauteilecke

Acn =(C1+81+15 her)-(Co +85 +15-Ner) Al pruck = (€1 +81 +15-horprer ) - (C2 +82 +15 - gt prye)

PFEIFER-Ankerbolzen PGS/G1-DK

Leistung
Charakteristischer Widerstand bei Betonausbruch

Anlage 6
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Bild 10: Idealisierter Betonausbruch

Vertikalschnitt Seitenansicht

%@Jim

0 2
AcNbzug =16-C4

0
5 C 5 AcnNbpruck =16-¢4
<+ <
&
Bild 11: Beispiel fiir lokalen Betonausbruch am Bauteilrand
Vertikalschnitte Draufsicht
zugbeanspruchte Ankerbolzen druckbeanspruchte Ankerbolzen
F F
S C
n
.
| i |
5 I Oy I
N e | & / | +
S | é | o)
N | N X
5 | <
N /
/ | |
- T |

-+
AC,NQZug =(2-cy+hg)(2-cy+8,+C5)

Acnbpruck =2:C17(2:C4+58, +C5)

Bei der Bemessung von auf Druck beanspruchten Ankerbolzen ist zu beachten, dass die Lasteinleitungs-
flache bindig mit der Betonoberflache ist. Die tatsachliche Versagensflache an der Bauteiloberflache

A np beginnt daher von der Betonoberkante und kann maximal die GréRe Agnp = 4°Cq - 2:¢; (Einzel-
anker) bzw. A. N, = (4:C1 + 8,) - 2:.¢4 (2 Anker nebeneinander) erreichen.

PFEIFER-Ankerbolzen PGS/G1-DK

i Anlage 7
Leistung

Charakteristischer Widerstand bei lokalem Betonausbruch (BlowOut)
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Tabelle 5: Charakteristische Widerstéande der Tragfihigkeit eines Ankerbolzens
bei Querlast ohne und mit Hebelarm

Ankerbolzen PGS/G1-DK

16 20 24 30 36 42 48 56
Stahlversagen
Charakteristischer Widerstand
bei Querlast ohne Hebelarm VRis [kN] 62 97 141 224 326 448 589 812
Charakteristischer Widerstand
bei Querlast mit Hebelarm Mgk s [Nm] 266 519 896 | 1797 | 3161 | 5082 | 7656 | 12385
Teilsicherheitsbeiwert YMs [-] 1,25
Betonausbruch auf der lastabgewandten Seite
Faktor nach DIN SPEC 1021-4-
2:2009-08, Abschnitt 6.3.4 fir ko [] 20
Anwendungen 3 '
ohne Zusatzbewehrung
Teilsicherheitsbeiwert YMcp [-] 1,50
Betonkantenbruch
Wirksame Ankerbolzenlange l¢ [mm] het £ 8-d>
Wirksamer AuRendurchmesser dhom [mm] do
Teilsicherheitsbeiwert YMc [-] 1,50

Tabelle 6: Verschiebungen

Y Bei Anwendungen mit Zusatzbewehrung ist der Faktor ks mit 0,75 zu multiplizieren.

Ankerbolzen PGS/G1-DK

unter Langzeitbeanspruchung

16 | 20 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 56
Verschiebungen unter Querbeanspruchungen
Querlast (Gebauchslast) \% [kN] 36 56 81 128 187 256 337 464
Zugehdrige Verschiebung
unter Kurzzeitbeanspruchung Svo [mm] 2,1 2.7 3.2 4.1 4.9 58 6.7 7.9
Zugeharige Verschiebung v mm] | 27 | 35 | 42 | 53 | 64 | 75 | 87 | 10,3

k7 = 2/3 zu verwenden.

Kombinierte Zug- und Querbeanspruchung

Gemaf DIN SPEC 1021-4-2:2009-08, Abschnitt 6.4 ist bei kombinierter Zug- und Querbeanspruchung der Faktor

PFEIFER-Ankerbolzen PGS/G1-DK

Leistung

Kombinierte Beanspruchung

Charakteristische Widerstande und Verschiebungen bei Querbeanspruchung

Anlage 8
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Montageanleitung — Teil 1

1. Vollstandigkeit kontrollieren

@ z 1. Ankerstange mit oberer und unterer Ankerplatte.
@f 3 Pufferscheibe aufgeklebt auf Unterseite der unteren Ankerplatte.
— 3
% g 2. Zwei Sechskantmuttern
1 3. Zwei Sonder-Unterlegscheiben
Q @ Einzelteile der Ankerbolzen diirfen nicht ausgetauscht werden!

2. Ankerbolzen an Schablone befestigen

3.Schablone mit Ankerbolzen zwischen Bewehrung positionieren

Obere Ankerplatte flachenbiindig mit der Oberfliche des Betons
ausrichten.

Schablone z.B. mit Kanthélzern an Schalung befestigen.
Léngere Anker mit Draht an Bewehrung sichern.

An Ankerbolzen dirfen keine SchweilRverbindungen hergestellt werden.

PFEIFER-Ankerbolzen PGS/G1-DK

Anlage 9
Verwendung

Montageanleitung - Teil 1
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Montageanleitung - Teil 2

4. Betonieren

Sorgsam verdichten, ohne signifikante Hohlrdume unter den Anker-
platten. Einbauteile nicht gewaltsam verschieben oder beschadigen.

Verschmutzte Gewindeteile ziigig reinigen!

Herausstehende Bolzen vor Verformung bzw. Beschéadigung schitzen.

Vollstandige Aushartung des Betons abwarten.
Maximales Installationsdrehmoment einhalten (Anlage 4, Tabelle 1).

Zusatzlich Montagehinweise des jeweiligen Anbauteils beachten.

Befestigung von Betonfertigteilstutzen:

StutzenflRe und Fuge zwischen Fertigteil und Betonbauteil mit einem
stitzenblindigen Verguss aus Vergussmértel oder Vergussbeton der
Schwindklasse SKVB | geméanR DAStb-Richtlinie ,Herstellung und Ver-
wendung von zementgebundenem Vergussbeton und Vergussmértel®
vollflachig vergielien.

PFEIFER-Ankerbolzen PGS/G1-DK

Anlage 10

Verwendung
Montageanleitung - Teil 2
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