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Doppelwandige Leckschutzauskleidung "BUCOCONTROL" als Bestandteil eines
Leckschutzsystems fiir Tanks aus metallischen Werkstoffen

Der oben genannte Regelungsgegenstand wird hiermit allgemein bauaufsichtlich

zugelassen/genehmigt.

Dieser Bescheid umfasst acht Seiten und vier Anlagen mit 22 Seiten.

Diese allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/allgemeine Bauartgenehmigung ersetzt die allgemeine
bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z-65.30-278 vom 20. Januar 2016. Der Gegenstand ist erstmals am
21. Februar 2011 allgemein bauaufsichtlich zugelassen worden.
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ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Mit diesem Bescheid ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit des Regelungsgegen-
standes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

Dieser Bescheid ersetzt nicht die fiur die Durchfiihrung von Bauvorhaben gesetzlich vorge-
schriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigungen.

Dieser Bescheid wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbesondere privater Schutzrechte,
erteilt.

Dem Verwender bzw. Anwender des Regelungsgegenstandes sind, unbeschadet weiter
gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", Kopien dieses Bescheides zur
Verfigung zu stellen. Zudem ist der Verwender bzw. Anwender des Regelungsgegen-
standes darauf hinzuweisen, dass dieser Bescheid an der Verwendungs- bzw. Anwen-
dungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behdérden ebenfalls Kopien
zur Verfiigung zu stellen.

Dieser Bescheid darf nur vollstdndig vervielfaltigt werden. Eine auszugsweise Veroffent-
lichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fir Bautechnik. Texte und Zeich-
nungen von Werbeschriften diirfen diesem Bescheid nicht widersprechen, Ubersetzungen
missen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fiir Bautechnik nicht gepriifte Ubersetzung der
deutschen Originalfassung" enthalten.

Dieser Bescheid wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen kdénnen nachtraglich erganzt
und geandert werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.

Dieser Bescheid bezieht sich auf die von dem Antragsteller gemachten Angaben und
vorgelegten Dokumente. Eine Anderung dieser Grundlagen wird von diesem Bescheid nicht
erfasst und ist dem Deutschen Institut fur Bautechnik unverzuglich offenzulegen.

Die von diesem Bescheid umfasste allgemeine Bauartgenehmigung gilt zugleich als allge-
meine bauaufsichtliche Zulassung fiir die Bauart.
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BESONDERE BESTIMMUNGEN
Regelungsgegenstand und Verwendungs- bzw. Anwendungsbereich

(1) Gegenstand dieses Bescheides sind Leckschutzauskleidungen aus glasfaserverstarkten
Reaktionsharzen als Bestandteil eines Leckschutzsystems fiir Stahlbehalter zur oberir-
dischen oder unterirdischen Lagerung wassergefahrdender Flussigkeiten. Der Aufbau der
Leckschutzauskleidungen ist in Anlage 1 dargestellt. Im Uberwachungsraum wird durch die
Pumpe des Leckanzeigers ein Unterdruck bzw. Uberdruck aufgebaut. Bei Undichtheit der
Leckschutzauskleidung wird der Druck abgebaut und Alarm ausgelést.

(2) Der Anwendungsbereich der Leckschutzauskleidungen erstreckt sich auf:
a) Flachbodentanks nach DIN 4119-1"
b) unterirdische bzw. oberirdische Tanks nach

— DIN 6608-1?

— DIN 6616° Form A, einwandig
— DIN 6618-1*

- DIN6619-1°

— DIN 6625°

c) Behalter aus Stahl mit ahnlichen Formen und Abmessungen der unter b) genannten Nor-
men mit einem Verwendbarkeitsnachweis fiir die Lagerung der in Absatz (4) ange-
gebenen Flussigkeiten.

(3) An den Uberwachungsraum ist ein nach dem Unterdruck- oder Uberdruckverfahren ar-
beitender Leckanzeiger anzuschlief3en.

(4) Die mit der Leckschutzauskleidung versehenen Behalter dirfen bei Einhaltung der in
diesem Bescheid festgelegten diesbezliglichen Bestimmungen fiir die Lagerung der nach-
folgend genannten Fliissigkeiten verwendet werden:

- Flissigkeiten nach Medienliste 40-2.1.1 und 40-2.1.27

— FeCly, FeCl;, FeSO,4 und FeCISO,,

— Rohdl.

(5) Die Behalter durfen nur bei atmospharischen Temperaturen betrieben werden.

(6) Dieser Bescheid bericksichtigt die wasserrechtlichen Anforderungen an den
Regelungsgegenstand. GemaR §63 Abs.4 Nr.2 und 3 WHG? gilt der Regelungs-
gegenstand damit wasserrechtlich als geeignet

DIN 4119-1:1979-07 Oberirdische zylindrische Flachboden-Tankbauwerke aus metallischen Werkstoffen;
Grundlagen, Ausfluhrung, Prifungen

DIN 6608-1:1989-09 Liegende Behélter (Tanks) aus Stahl, einwandig, fiir die unterirdische Lagerung
wassergefahrdender, brennbarer und nichtbrennbarer Flussigkeiten (Norm wurde
zuriickgezogen)

DIN 6616:1989-09 Liegende Behélter (Tanks) aus Stahl, einwandig, fir die unterirdische Lagerung
wassergefahrdender, brennbarer und nichtbrennbarer Flissigkeiten (Norm wurde
zuriickgezogen)

DIN 6618-1:1998-09 Stehende Behalter (Tanks) aus Stahl, einwandig, fiir die oberirdische Lagerung,
wassergefahrdender, brennbarer und nichtbrennbarer Flissigkeiten (Norm wurde
zuriickgezogen)

DIN 6619-1:1989-09 Stehende Behélter (Tanks) aus Stahl, einwandig, fir die unterirdische Lagerung
wassergefahrdender, brennbarer und nichtbrennbarer Flissigkeiten (Norm wurde
zuriickgezogen)

DIN 6625:2013-06 Eckige Behalter aus Stahl fir die oberirdische Lagerung von Flissigkeiten mit
einem Flammpunkt von mehr als 55 °C

Medienlisten 40-2.1.1 und 40-2.2.2, Positiv-FlUssigkeitslisten fir Laminate aus glasfaserverstarkten

Reaktionsharzen (UP-/PHA-Harze) mit innerer Vlies- bzw. Chemieschutzschicht; Stand September 2018, erhaltlich

beim Deutschen Institut fir Bautechnik (DIBt)

1.65.30-18/19
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(7) Dieser Bescheid wird unbeschadet der Bestimmungen und der Prif- oder Genehmi-
gungsvorbehalte anderer Rechtsbereiche erteilt.

(8) Die Geltungsdauer dieses Bescheides (siehe Seite 1) bezieht sich auf die Verwendung
im Sinne von Einbau des Zulassungsgegenstandes und nicht auf die Verwendung im Sinne
der spateren Nutzung.

Bestimmungen fiir die Bauprodukte

Allgemeines

Die Leckschutzauskleidung und ihre Teile missen den Abschnitten 1 und 2 der Besonderen
Bestimmungen und den Anlagen dieses Bescheids sowie den beim Deutschen Institut fur
Bautechnik hinterlegten Angaben entsprechen.

Eigenschaften und Zusammensetzung

Werkstoffe und Komponenten

Die zu verwendenden Werkstoffe bzw. Komponenten der Leckschutzauskleidung sind in der
Anlage 2 aufgefihrt.

Konstruktionsdetails

Konstruktionsdetails mussen den Anlagen 1.1 bis 1.11 entsprechen.

Brandverhalten

Der Werkstoff textilglasverstarktes Reaktionsharz ist in der zur Anwendung kommenden
Dicke normalentflammbar (Baustoffklasse B2 nach DIN 4102-1°).

Herstellung, Verpackung, Transport, Lagerung und Kennzeichnung

Herstellung

Die Bauprodukte bzw. Komponenten nach Abschnitt 2.2.1 sind werksseitig herzustellen. Die
Ausfihrung der Leckschutzauskleidung hat nach Abschnitt 3.2 zu erfolgen.

Verpackung, Transport, Lagerung

(1) Alle fur die Herstellung einer Leckschutzauskleidung nach diesem Bescheid erforder-
lichen Bauprodukte bzw. Komponenten nach Abschnitt 2.2.1 sind vom Antragsteller dieses
Bescheids zu liefern.

(2) Verpackung, Transport und Lagerung der Bauprodukte bzw. Komponenten nach Ab-
schnitt 2.2.1 muss so erfolgen, dass die Gebrauchstauglichkeit nicht beeintrachtigt wird.
Durch Transport und Lagerung beschadigte Bauprodukte bzw. Komponenten sind von der
weiteren Verwendung auszusondern.

Kennzeichnung

(1) Die vom Hersteller kommissionierten Bauprodukte bzw. Komponenten der Leckschutz-
auskleidung missen mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) nach den Uberein-
stimmungszeichen-Verordnungen der Lander gekennzeichnet werden. Die Kennzeichnung
darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 2.4 erflllt sind.

(2) Hinsichtlich der Kennzeichnung der mit einer Leckschutzauskleidung versehenen Behal-
ter durch den Hersteller siehe Abschnitt 3.2 (8).

(3) Hinsichtlich der Kennzeichnung der mit einer Leckschutzauskleidung versehenen Behal-
ter durch den Betreiber siehe Abschnitt 4.1.4.

Wasserhaushaltsgesetz vom 31. Juli 2009 (BGBI. | S. 2585), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom
18. Juli 2017 (BGBI. | S. 2771) geédndert worden ist
DIN 4102-1:1998-05 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen

1.65.30-18/19
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Ubereinstimmungsnachweis

(1) Die Bestatigung der Ubereinstimmung der Bauprodukte bzw. Komponenten nach Ab-
schnitt 2.2.1 mit den Bestimmungen der von dem Bescheid erfassten allgemeinen bauauf-
sichtlichen Zulassung (Abschnitte 1 und 2) muss fiir jedes Herstellwerk mit einer Uberein-
stimmungserklarung des Herstellers erfolgen.

(2) Die Ubereirj_stimmungserklérung hat der Hersteller durch Kennzeichnung der Baupro-
dukte mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) unter Hinweis auf den Verwendungs-
zweck abzugeben.

(3) Ist der Hersteller der Leckschutzauskleidung nicht auch Hersteller der verwendeten Bau-
produkte bzw. Komponenten der Bauart, so muss er vertraglich sicherstellen, dass die fur
die Leckschutzauskleidung verwendeten Bauprodukte bzw. Komponenten den Anforderun-
gen nach Abschnitt 2.2.1 entsprechen. Fir den Nachweis der Ubereinstimmung der ange-
lieferten Bauprodukte mit den in Abschnitt 2.2.1 festgelegten Bauprodukten bzw. Kompo-
nenten missen Abnahmepriifzeugnisse 3.1 nach DIN EN 10204' der Hersteller der Aus-
gangsmaterialien vorliegen, bevor die Bestatigung nach (1) erfolgen kann.

Bestimmungen fiir Planung, Bemessung und Ausfiihrung (Bauart)

Planung und Bemessung

(1) Die Leckschutzauskleidung darf unterhalb der dem zuldssigen Behalter-Fiillungsgrad
entsprechenden Hohe keine die Doppelwandigkeit des Gesamtsystems aufhebenden
Stutzen oder Rohrdurchleitungen haben.

(2) Das Gefalle der Verbindungsleitungen vom Leckanzeiger bis zum Anschluss an den
Tank muss mindestens 4 % betragen. Im Freien verlaufende Abschnitte flexibler Verbin-
dungsleitungen missen in einem steifen und witterungsbestandigen Schutzrohr gefiihrt
werden. An nicht vermeidbaren Tiefpunkten sind Kondensatgefal3e anzuordnen.

(3) Die Saug-, Druck-, Mess- und Auspuffleitungen sind je nach ihrer Bestimmung farblich
oder durch Aufschrift dauerhaft zu kennzeichnen. Bei einer farblichen Kennzeichnung gilt:

— Saug- bzw. Druckleitung: weild

— Messleitung: rot

— Auspuffleitung: grin

(4) Das Volumen des Uberwachungsraumes darf 8000 Liter nicht (ibersteigen. Gegebenen-

falls ist der Uberwachungsraum in mehrere Teilstiicke zu unterteilen. Jedes Teilstiick ist von
einem separaten Leckanzeiger zu Gberwachen (siehe Anlage 1.7).

(5) Die Leckschutzauskleidung darf in Behalter mit einer lichten Hohe bis 10 m eingebaut
werden. Bei Anschluss eines Uberdruck-Leckanzeigers ist aulierdem die maximale Fullhéhe
S0 zu begrenzen, dass die Anforderung entsprechend Abschnitt 4.1.1 (2) b) erfullt wird.

Ausfiihrung der Leckschutzauskleidung

(1) Der Einbau der Leckschutzauskleidung in bereits betriebene Tanks ist nur dann
zuldssig, wenn diese Tanks einwandfrei beschaffen und Korrosionsschdden sachgerecht
behoben sind. MalRnahmen zur Beseitigung von Korrosionsschaden sind im Einvernehmen
mit dem Sachverstandigen nach Wasserrecht zu treffen.

(2) Die ausfuhrende Firma hat die ordnungsgemalfe Planung, Bemessung und Aufstellung
gemal den Bestimmungen der von diesem Bescheid erfassten Bauartgenehmigung mit
einer Ubereinstimmungserklarung zu bestétigen. Diese Bestatigung ist in jedem Einzelfall
dem Betreiber vorzulegen und von ihm in die Bauakte aufzunehmen.

DIN EN 10204:2005-01 Metallische Erzeugnisse - Arten von Prifbescheinigungen; Deutsche Fassung
EN 10204:2004

1.65.30-18/19
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(3) Die Bestatigung der Ubereinstimmung der Bauart mit den Bestimmungen dieses
Bescheids muss fir jeden Einbauort mit einer Ubereinstimmungserklarung des Antrag-
stellers auf der Grundlage nach diesem Abschnitt und der Einbaukontrollen nach Anlage 3
erfolgen.

(4) Zur Vorlage am Einbauort hat der Antragsteller eine Einbauanweisung zu erstellen und
beim DIBt zu hinterlegen, in der zusatzlich zu den Bestimmungen dieses Bescheids insbe-
sondere zu den folgenden Punkten detaillierte Beschreibungen enthalten sein missen:

— Oberflachenbeschaffenheit des Stahluntergrundes und Oberflachenvorbehandlung,
— Luftfeuchtigkeit und Temperatur (Einhaltung der Taupunktgrenzen),

— Material- und Oberflachentemperaturen,

— Mischung der Komponenten,

— Materialverbrauch pro Schicht und Arbeitsgang,

— Verarbeitungszeiten,

— Begehbarkeit,

— Wartezeiten bis zum nachsten Arbeitsgang,

— Ausflhrung von Ausbesserungsarbeiten,

— Zeitpunkt der Verwendbarkeit (volle mechanische und chemische Belastbarkeit).

(5) Es sind Prifungen nach Anlage 3 durchzufihren. Die Ergebnisse der Prifungen sind
aufzuzeichnen und auszuwerten. Die Aufzeichnungen muissen mindestens folgende Anga-
ben enthalten:

— Bezeichnung des Ausgangsmaterials und der Bestandteile der Leckschutzauskleidung,
— Art der Kontrolle oder Prifung,

— Datum der Kontrolle oder Prifung des fir die Leckschutzauskleidung verwendeten Aus-
gangsmaterials,

— Luftfeuchtigkeit und Temperatur wahrend der Herstellung,
— Ergebnis der Kontrollen und Priifungen und Vergleich mit den Anforderungen,
Unterschrift des fiir die Einbaukontrolle Verantwortlichen.

(6) Die Aufzeichnungen sind mindestens finf Jahre aufzubewahren. Sie sind dem
Deutschen Institut fir Bautechnik und der zustdndigen obersten Bauaufsichtsbehdrde auf
Verlangen vorzulegen.

(7) Bei ungeniigendem Prifergebnis sind vom Antragsteller unverziglich die erforderlichen
MaRnahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Nach Abstellung des Mangels ist - so-
weit technisch mdglich und zum Nachweis der Mangelbeseitigung erforderlich - die betref-
fende Prifung unverziglich zu wiederholen.

(8) Die Einbaufirma muss jeden mit der Leckschutzauskleidung hergestellten Behalter an
geeigneter Stelle dauerhaft mit folgenden Angaben kennzeichnen:

— Zulassungsnummer: Z-65.30-278,

— ausgekleidet am:

— ausgekleidet von:

— Typenbezeichnung (BUCOCONTROL),

— Rauminhalt in m® bei zulassiger Fullhéhe (geman 3.1 (5)),

— zulassiger Fullungsgrad oder Fillhéhe (entsprechend dem zulassigen Fillungsgrad).

1.65.30-18/19
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(9) Die Einbaufirma hat die Anschlisse fiir den Leckanzeiger dauerhaft und gut sichtbar wie
folgt zu kennzeichnen:

— Anschluss fir Saugleitung mit "Saugen" bzw. fir die Druckleitung mit "Driicken",

— Anschluss fir Messleitung mit "Messen",

— Prifstutzen mit "Prifen”.

Hinsichtlich der Kennzeichnung der Behalter durch den Betreiber siehe Abschnitt 4.1.4 (1).

Bestimmungen fiir Nutzung, Unterhalt und Wartung

Nutzung
Ausriistung der Behalter

(1) Die Bedingungen fur die Ausristung der Behalter sind den wasser-, bau- und arbeits-
schutzrechtlichen Vorschriften zu entnehmen.

(2) An den Uberwachungsraum bzw. an jeden Uberwachungsraumabschnitt__der Leck-
schutzauskleidung ist ein fur den Anwendungsfall geeigneter Unterdruck- oder Uberdruck-
Leckanzeiger anzuschlielRen. Dabei sind die folgenden Punkte zu beachten:

a) Bei Anschluss eines Unterdruck-Leckanzeigers:

An den Uberwachungsraum von liegenden zylindrischen Behéltern bis zu einem Durch-
messer von 2,9 m ist ein fir den Anwendungsfall geeigneter Leckanzeiger mit einem
Alarmunterdruck von mindestens 30 mbar anzuschlieRen. An den Uberwachungsraum
von anderen Behaltern entsprechend Abschnitt 1 dieses Bescheids ist ein flir den An-
wendungsfall geeigneter Leckanzeiger mit einem Alarmunterdruck von mindestens
325 mbar anzuschlieRen. An den Uberwachungsraum von Tanks zur Lagerung von
brennbaren Flissigkeiten mit einem Flammpunkt unter 55°C duirfen nur Leckanzeiger in
nachweislich explosionsgeschitzter Ausfiihrung angeschlossen werden.

b) Bei Anschluss eines Uberdruck-Leckanzeigers:

An den Uberwachungsraum ist ein Leckanzeiger mit einem Alarmiiberdruck von mindes-
tens 350 mbar und maximal 1550 mbar anzuschlieRen. Dabei muss der Alarmiiberdruck
mindestens 30 mbar groRer als der aus dem statischen Druck der Lagerflissigkeit zuziig-
lich eines evtl. vorhandenen Betriebsuberdruckes sein.

(3) Der Einbau des Leckanzeigers hat nach MalRgabe der Regelungen fiir den Leckanzeiger
zu erfolgen.

Lagerfliissigkeiten

(1) Die mit der Leckschutzauskleidung versehenen Behalter dirfen fir die Lagerung von
Flussigkeiten gemafl Abschnitt 1 (4) der Besonderen Bestimmungen dieses Bescheides
verwendet werden. Ausgenommen davon sind Fliissigkeiten, die zur Dickfliissigkeit'" oder
zu Feststoffausscheidungen neigen. Die Flissigkeiten miissen aullerdem fir den ver-
wendeten Leckanzeiger zulassig sein.

(2) Eine wechselnde Beflllung der Behalter mit den FlUssigkeiten nach der Medien-
liste 40-2.1.1 ist jeweils nach einer Reinigung der Behalter zulassig.

Unterlagen

Dem Betreiber der Anlage sind vom Antragsteller folgende Unterlagen auszuhandigen:
— Abdruck dieses Bescheides,

— ggf. Abdruck der Regelungstexte fiir den Leckanzeiger,

— Ubereinstimmungserklarung nach Abschnitt 3.2.

Die kinematische Viskositat der Lagerflissigkeit darf bei 4 °C hochstens 5000 cSt betragen.

1.65.30-18/19
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41.4 Betrieb
(1) Der Betreiber hat vor Inbetriebnahme der Behalter an geeigneter Stelle ein Schild anzu-
bringen, auf dem die gelagerte Flussigkeit angegeben ist. Die Kennzeichnung nach anderen
Rechtsbereichen bleibt unberihrt.
(2) Der Betreiber hat am Flllstutzen des Tanks ein Schild mit der Aufschrift
"Achtung! Tank ist mit Leckschutzauskleidung und Leckanzeiger ausgeristet. Beflillung
darf nur erfolgen, wenn Anlage ordnungsgemaf in Betrieb ist."
augenfallig anzubringen.
(3) Vor dem Befilllen ist zu Uberprifen, ob das einzulagernde Medium dem zulassigen Me-
dium entspricht, wie viel Lagerflissigkeit der Behalter aufnehmen kann und ob die Uberfiill-
sicherung in ordnungsgemafem Zustand ist.
(4) Die Einfulltemperatur der Lagerflissigkeit darf 60 °C nicht Uberschreiten. Eventuelle
Temperaturbegrenzungen im Hinblick auf den Explosionsschutz sind zu beachten.
(5) Der Flllvorgang ist standig zu Uberwachen.
(6) Vom Betreiber der Anlage ist bei einer Alarmmeldung des Leckanzeigers unverziglich
der Antragsteller oder ein anderer fiir die Ausiibung der Tatigkeiten dieses Bescheides be-
rechtigter Fachbetrieb zu benachrichtigen und mit der Feststellung der Ursache flr die
Alarmgabe und deren Beseitigung zu beauftragen. Wenn der Uberwachungsraum Undicht-
heiten aufweist, muss der Behalter so schnell wie moglich entleert werden. Eine erneute
Befillung ist im Einvernehmen mit einem fir Kunststofffragen zustandigen Sachverstan-
digen'? nach Beseitigung des Schadens und einwandfreiem Betrieb des Leckanzeigers
zulassig.
4.2 Unterhalt, Wartung
Beim Instandhalten/Instandsetzen sind Werkstoffe zu verwenden, die in Anlage 2 angege-
ben sind.
5.3 Priifungen
(1) Die Dichtheit und der sachgerechte Einbau der Leckschutzauskleidung sind vor
Inbetriebnahme durch einen Sachverstéandigen nach Wasserrecht zu prifen.
(2) Die Funktionsfahigkeit des Leckanzeigers ist nach den Regelungen fur diesen
Leckanzeiger zu prifen.
(3) Prifungen nach anderen Rechtsbereichen bleiben unberihrt.
Holger Eggert Beglaubigt

Referatsleiter

Z19814.19

Sachverstandige, die auf Anfrage vom DIBt bestimmt werden.
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Doppelwandige Leckschutzauskleidung "BUCOCONTROL" als Bestandteil eines
Leckschutzsystems flir Tanks aus metallischen Werkstoffen

Schematische Darstellung

Anlage 1

Z724299.19

1.65.30-18/19



elektronische kopie der abz des dibt: z-65.30-278

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-65.30-278 vom 12. April 2019

Deutsches
Institut

fur
Bautechnik

Grundierung

Erste Lage textilglasverstarktes BUCOLIT®

Optional: Zweite Lage textilglasverstarktes BUCOLIT®

Innere
Beschichtung

Vorversiegelung aus BUCOLIT®

Porenpriifung mittels Abfunken

Harzgetranktes Abstandsgewebe, 3 bis 6 mm

Uber-
wachungs-
raum

Dritte Lage textilglasverstarktes BUCOLIT®
o
Optional: Vierte Lage textilglasverstarktes BUCOLIT® o §
g5
Durchtrankte Vliesabdeckung 3 {::
(7]
- ]
Vorversiegelung aus BUCOLIT® m
Dichtheitsprifung
Endversiegelung aus klebfrei aushartendem BUCOLIT®
Beschichtungslage Harzverbrauch
Grundierung 0,6 | kg/m?
Laminatlage je 450 g-Matte 0,9 kg/m2
Abstandsgewebe (3/5/6 mm) 1,0/1,1/1,35 kg/m2
Vlieseinlage und Vorversiegelung 0,6 | kg/m?
Endversiegelung 0,6 kg/m2
Uberlamlnzat/ Uberbeschichtung mit 450 0,9 | Kg/m?
g Matte/m
Doppelwandige Leckschutzauskleidung "BUCOCONTROL" als Bestandteil eines
Leckschutzsystems flir Tanks aus metallischen Werkstoffen
; oo Anlage 1.1
Beschichtungsaufbau mit Prifung Blatt 1
724299.19 1.65.30-18/19
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Beschichtungssystem BUCOLIT® V 47-36 oder BUCOLIT® V 25

-

2
i
. L ] -
| [
1 1
1. Haftgrund aus BUCOLIT*®
2. Erste Lage textilglasverstirktes BUCOLIT®
3. Optional: Zweite Lage textilglasverstirktes BUCOLIT®
4. Durchtrankte Vliesabdeckung
5. Vorversiegelung aus BUCOLIT®
Porenpriifung mittels Abfunken
6. Endversiegelung aus klebfrei aushirtendem BUCOLIT*
Angaben zum Harzverbrauch siehe Anlage 1.1 Blatt 1
Beschichtungsaufbau oberhalb des Flussigkeitsspiegels !
Doppelwandige Leckschutzauskleidung "BUCOCONTROL" als Bestandteil eines
Leckschutzsystems fiir Tanks aus metallischen Werkstoffen
Beschichtungsaufbau oberhalb des Flissigkeitsspiegels Ané?gttta; A

Z724299.19
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Innere Beschichtung

Abstandsgewebe

AuBere Beschichtung

Glasfaser-Gewebeband

Flakeglasgefiillte Spachtelmasse
(Hohlkehle, Radius 50 mm)

AuBere Beschichtung

/ Abstandsgewebe
/

L
A

Doppelwandige Leckschutzauskleidung "BUCOCONTROL" als Bestandteil eines
Leckschutzsystems fiir Tanks aus metallischen Werkstoffen

Schematische Darstellung, Eckausfiihrung Anlage 1.2

Z724299.19 1.65.30-18/19
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\ FARNTEIADETLIULILC OpPAadLVLILTLLLIAd»T

Versteifung (T 80)

mit Bohrungen & 10 mm

Behiltermantel

Leckschutzsystems flir Tanks aus metallischen Werkstoffen

Doppelwandige Leckschutzauskleidung "BUCOCONTROL" als Bestandteil eines

Schematische Darstellung, Uberbriickung von Versteifungen

Anlage 1.3
Blatt 1

Z724299.19
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Deutsches
Institut

fur
Bautechnik

\ TAKRCELIASECLIULLIC D PACLILCLLIIANSTC

Versteifung (T 80)

Behiltermantel

Leckschutzsystems fiir Tanks aus metallischen Werkstoffen

Doppelwandige Leckschutzauskleidung "BUCOCONTROL" als Bestandteil eines

Schematische Darstellung, Uberbriickung innenliegender Versteifungen

Anlage 1.3
Blatt 2

Z724299.19
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Doppelwandige Leckschutzauskleidung "BUCOCONTROL" als Bestandteil eines
Leckschutzsystems flir Tanks aus metallischen Werkstoffen

Ausflhrung im Bereich der Aussparung bei durchlaufenden Verstarkungsringen

Anlage 1.3
Blatt 3

Z724299.19
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\ S LA SISNRANI BN IaN LAWY §

Zwischenboden

Flakeglasgefiillte Spachtelmasse

Doppelwandige Leckschutzauskleidung "BUCOCONTROL" als Bestandteil eines
Leckschutzsystems fiir Tanks aus metallischen Werkstoffen

Schematische Darstellung, Ausfilhrung bei Zwischenbdden von Kammerbehaltern

Anlage 1.4

Z724299.19
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Deutsches
Institut

fir
Bautechnik

u

Detailzeichnung:

~100 mm

Behéltermantel

Innere Beschichtung

AuBere Beschichtung

Domstutzen
% |

“
% |
, |
7 |
fl
1
’ i
J :
I

W Maximaler Flussigkeitsspiegel

=5 mm

Innere Beschichtung

AuBere Beschichtung

Uberlaminat

R =5 Der Radius fiir das Uberlaminat wird an den
vorherigen Beschichtungslagen angeschliffen

Doppelwandige Leckschutzauskleidung "BUCOCONTROL" als Bestandteil eines
Leckschutzsystems flir Tanks aus metallischen Werkstoffen

Schematische Darstellung, Ausfiihrung im Bereich von Domstutzen

Anlage 1.5

Z724299.19
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fsichtliche Zulassu

Deutsches
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ng/

Bthk

B

///////////////// A

Stutzen

Innere Beschichtung

AuBere Beschichtung

aximaler Fliissig

keitsspiegel

Doppelwandige Leckschutzaus
Leckschutzsystems fiir Tanks aus

kleidung "BUCOCONTROL" als Bestandteil eines
metallischen Werkstoffen

Schematische Darstellung, Aus

fihrung im Bereich von Stutzen

Anlage 1.6
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Ausfithrung bei Uberlappung der Uberwachungsraume

AuBere Beschichtung

Abstandsgewebe

Innere Beschichtung
Abstandsgewebe

|||||||III|||||||||I|||IIIIIIIIIIIIIII||n...
s MR AR
|III .lllIIIII I /

5

///////////

S

-
S

min. 200 mm

Doppelwandige Leckschutzauskleidung "BUCOCONTROL" als Bestandteil eines
Leckschutzsystems fiir Tanks aus metallischen Werkstoffen

- - N Anl 1.7
Schematische Darstellung, Uberlappung der Uberwachungsrdume nage

Z724299.19 1.65.30-18/19
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Aufere Beschichtung

Glasfaserverstirktes Gewebeband 450g/m?

Abstandsgewebe

Innere Beschichtung

Uberlappung min. 200 mm

= AT TN T

Doppelwandige Leckschutzauskleidung "BUCOCONTROL" als Bestandteil eines
Leckschutzsystems flir Tanks aus metallischen Werkstoffen

Schematische Darstellung, StoRabdeckung gemeinsamer Uberwachungsraume Anlage 1.8

Z724299.19 1.65.30-18/19
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Doppelwandige Leckschutzauskleidung "BUCOCONTROL" als Bestandteil eines
Leckschutzsystems flir Tanks aus metallischen Werkstoffen

Schematische Darstellung, Druckanschluf

Anlage 1.9
Blatt 1

Z724299.19
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Doppelwandige Leckschutzauskleidung "BUCOCONTROL" als Bestandteil eines
Leckschutzsystems flir Tanks aus metallischen Werkstoffen

Schematische Darstellung, MeRanschluf®

Anlage 1.9
Blatt 2

Z724299.19
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Uberbeschichtung im Bereich Ventil und Schlauch

|

Saugleitung

AuBere Beschichtung

Uberwachungsraum

Innere Beschichtung

Flakeglasgefiillte

Schlauchschelle

PVC Schlauchtiille

Spachtelmasse

Klebeverbindung

Vorgefertigte PVC-Kappe

/

MeBbohrung durch die
dufiere Beschichtung

Doppelwandige Leckschutzauskleidung "BUCOCONTROL" als Bestandteil eines
Leckschutzsystems fiir Tanks aus metallischen Werkstoffen

Schematische Darstellung, Sauganschlufy im Sumpf

Anlage 1.9
Blatt 3

Z724299.19
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Schnitt A-A
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Doppelwandige Leckschutzauskleidung "BUCOCONTROL" als Bestandteil eines
Leckschutzsystems fiir Tanks aus metallischen Werkstoffen

Schematische Darstellung, PVC-Kappe - Einzelteilzeichnung Anlage 1.10
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NN

TR

V77777 A,

Uberbeschichtung

Lochbild

AulBlendurchmesser > DN 100

Oberhalb des Fliissigkeitsspiegels !

Doppelwandige Leckschutzauskleidung "BUCOCONTROL" als Bestandteil eines
Leckschutzsystems flir Tanks aus metallischen Werkstoffen

Schematische Darstellung, Flanschdurchfliihrung

Anlage 1.11

Z724299.19
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WERKSTOFFE
Es sind folgende, durch Handelsnamen und Hersteller genauer bezeichnete, Werkstoffe zu ver-
wenden:
1 Reaktionsharze

1.1

1.2

Z19929.19

Laminierharze

a) Beschichtungssystem BUCOLIT V 47-36

Handelsname Hersteller
Vor- und Atlac 590 oder DSM-BASF
Endversiegelung Derakane 470.36S DOW

Uberwachungsraum Derakane XZ 92470.36 DOW

Ubrige Lagen Derakane 470.36S DOW

b) Beschichtungssystem BUCOLIT V 25

Handelsname Hersteller

Vor- und
Endversiegelung

Uberwachungsraum Derakane XZ 92470.36 DOW

Palatal A 410-01 DSM-BASF

Ubrige Lagen Palatal A 410-01 DSM-BASF

Hartungssysteme
Es sind fur die verschiedenen Harze geeignete Hartungssysteme zu verwenden.

Verstarkungswerkstoffe fiir die innere und auBere Beschichtung

Als Verstarkungswerkstoff fir die innere und duRere Beschichtung sind wahlweise folgende
Glasmatten der Fa. Owens-Corning mit einem Glasflachengewicht von 450 g/m? einzu-
setzen:

Typ M 715 (E-Glas)
Typ M 723/A (E-CR-Glas)

Als Vliesschicht fir die duBere Beschichtung ist folgendes Glasfaservlies der Fa. Owens-
Corning mit einem Glasflachengewicht von ca. 30 g/m? einzusetzen:

Typ M 524-ECR (E-CR-Glas)

1.65.30-18/19
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Blatt 2 von 2

WERKSTOFFE

3 Uberwachungsraum

Fur die Herstellung des Uberwachungsraumes ist die Verwendung der nachfolgenden
Abstandsgewebe zulassig:

Handelsname Hersteller Glasflachengewicht
85 086 Parabeam 820 g/m?
85 087 Parabeam 860 g/m?
85 088 Parabeam 910 g/m?
4 Mess-, Saug-, Druck- und Auspuffleitung

Fir die Herstellung der Mess-, Saug-, Druck- und Auspuffleitung sind druckfeste
PVC-Schlauche (grin, rot, klar) ca. 6 x 2 mm zu verwenden.

Z19929.19 1.65.30-18/19
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Leckschutzauskleidung "BUCOCONTROL" Anlage 3

. Blatt 1 von 2
PRUFUNGEN
1 Priifungen an jeder Leckschutzauskleidung

Z19929.19

Die Einbaufirma muss an jeder Leckschutzauskleidung die in den folgenden Abschnitten
aufgefuhrten Prifungen vornehmen. Die Ergebnisse sind zu protokollieren.

a) Dichtheit der Tankwand

Nach dem Herstellen des beschichtungsgerechten Untergrundes ist vor dem Einbau der
Leckschutzauskleidung die Tankwand auf Dichtheit nach den Angaben der jeweiligen
Norm bzw. der Regelungstexte gemaf Abschnitt 1 (2) der Besonderen Bestimmungen zu
prufen.

b) Porenprifung am Laminat

Vor dem Aufbringen des Abstandsgewebes wird an der inneren Beschichtung eine
Porenpriifung mit einem Hochspannungsgerat bei einer Prifspannung von 15 kV vorge-
nommen.

c) Beschaffenheit des Uberwachungsraumes (Sichtpriifung)

Nach Aushartung des mit Laminierharz getrankten Abstandsgewebes muss eine sorgfal-
tige Inaugenscheinnahme unter Zuhilfenahme einer starken Lichtquelle vorgenommen
werden. Fehlstellen im Abstandsgewebe (z. B. starke Falten, harzreiche nicht durchgan-
gige Stellen mit einer Gréfle von mehr als 1 cm? oder durch Stol} beschadigte Stellen)
sind zu beseitigen.

d) Dichtheitspriifung des Uberwachungsraums

Unmittelbar nach der Porenpriifung nach Abschnitt b) wird der Uberwachungsraum mit
einem Unterdruck von mindestens 600 mbar auf Dichtheit geprift. Hierbei wird an dem
Stutzen "Messen" ein Manometer (Genauigkeitsklasse 0,6 und Sichtscheibendurch-
messer 160 mm) angeschlossen, an dem Stutzen "Saugen" wird die Vakuumpumpe an-
geschlossen. Der Unterdruck ist mindestens zwei Stunden aufrechtzuerhalten. Bei Ein-
satz eines Uberdruck-Leckanzeigers ist ein Prifiiberdruck von 1.700 mbar aufzubringen.

e) Schichtdicken
Nach dem Aufbringen der Versiegelungsschicht werden die Schichtdicken mit einem

geeigneten Messgerat (z. B. nach dem Wirbelstromverfahren) an verschiedenen Stellen
gepruft. Folgende Werte sind mindestens einzuhalten:

e Grundierung 50 ym

e Lage Glasfaserlaminat 700 uym

e Lage Glasvlies 150 ym

e Versiegelung 250 ym

e Abstandsgewebe je nach Typ 3 bis 6 mm

f) Durchgangigkeit des Uberwachungsraumes

Nach Abschluss der durchgefiinrten Dichtheitspriifung ist durch Bellften des Uber-
wachungsraumes Uber alle Prufstutzen bei Beobachtung der Druckanderung am Prif-
manometer die Durchgangigkeit des Uberwachungsraumes zu lberprifen.

1.65.30-18/19
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PRUFUNGEN

g) Dichtheitspriifung des Uberwachungsraums (Hauptpriifung)

Der Uberwachungsraum wird bei einer 2. Priifung erneut auf Dichtheit kontrolliert, und
zwar mit mindestens 400 mbar Unterdruck in einer Langzeitprifung (bis maximal 7 Tage,
abhangig vom Volumen des Uberwachungsraumes) mit Anschluss eines geeigneten
Messgerates. Das Messgerat gilt als geeignet, wenn Druckanderungen von 1,0 mbar
oder weniger abgelesen werden konnen.

Die Prufung qilt als bestanden, wenn die folgende Bedingung erfillt ist:
01> PB-PE) VI _F;E)'W in mbar - | - s”

Dabei ist
ps der Druck zu Beginn der Prifung, in mbar;
pe der Druck zum Ende der Priifung, in mbar;
V; das Volumen des Uberwachungsraums, in Liter
t die Priifzeit, in Sekunden

h) Barcolharte

Die Priifung der Barcolhérte nach DIN EN 59" ist vor dem Aufbringen der abschlieRenden
Deckschicht durchzuflihren. Bei der Prifung mit dem Barcol-Harteprifgerat muss ein
Mittelwert von mindestens 35 Skt erreicht werden. Die Prifung darf an einer baubeglei-
tend erstellten Prifplatte gleichen Aufbaus durchgefiihrt werden.

i) Mafde und Form
j) Beschaffenheit der Wandungen (Sichtprifung)
k) Masse

I?er Gesamtverbrauch der einzelnen Werkstoffe ist zu ermitteln und zu dokumentieren.
Uber einen Soll/lst-Vergleich ist festzustellen, ob die geforderten Mengen eingebaut
wurden.

2 Weitere Priifungen an der Leckschutzauskleidung

Der Antragsteller muss zuséatzlich zu den Prafungen nach Abschnitt 1 fur jeden Behalter mit
einem Rauminhalt Uber 80 m* an Parallelproben oder an Ausschnitten an mindestens je
3 Proben Druckversuche an der Leckschutzauskleidung in Anlehnung an DIN 532912 vor-
nehmen. Die Druckspannung beim Versagen (bei unverschieblicher Lagerung) muss 1 MPa
Uberschreiten.

3 Nichteinhaltung der geforderten Werte

Bei ungentigendem Priifergebnis der nach Abschnitten 1 und 2 durchgefiihrten Prifungen
sind vom Antragsteller unverziglich die erforderlichen Malknahmen zur Abstellung des
Mangels zu treffen. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch méglich und zum
Nachweis der Mangelbeseitigung erforderlich - die betreffende Prifung unverziglich zu

wiederholen.
! DIN EN 59:2016-06 Glasfaserverstarkte Kunststoffe, Bestimmung der Harte mit dem Barcol-Harteprif-
gerat
2 DIN 53291:1982-02 Priifung von Kernverbunden; Druckversuch senkrecht zur Deckschichtebene

Z19929.19 1.65.30-18/19
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PRUFUNGEN

1

Z19929.19

Priifung der ordnungsgemafen Funktion

An dem installierten Leckanzeiger sind die nachstehend aufgefiihrten Arbeiten durchzufiih-
ren. Mit diesen Arbeiten dirfen nur solche Betriebe beauftragt werden, die fir diese Tatig-
keiten Fachbetrieb im Sinne von § 62 AwSV® sind. Bei der Durchfilhrung der Priifung sind
die Prufanweisungen des Leckanzeiger-Herstellers und die Angaben des fir den
Leckanzeiger erteilten Verwendbarkeitsnachweises zu beachten.

Durchzufiihrende Arbeiten:

— Kontrolle der Betriebsleuchten im Leckanzeiger (Betrieb- und Alarmzustand),

— Kontrolle der Alarmschaltpunkte (Alarm ein und aus),

— Kontrolle der Pumpenschaltpunkte (Pumpe ein und aus),

— Ablassen des Uberwachungsdruckes liber die vorgesehene Beliiftungsschraube,
— Reinigen der Armaturen,

— Uberpriifung der Dichtheit der Verbindungsleitungen,

— Leckanzeiger am Kippschalter plombieren,

— Ausstellung des Prufprotokolls.

Alarmmeldung

Bei einer Alarmmeldung ist die Pumpe des Leckanzeigers moglichst schnell vom Netz zu
trennen. AulRerdem ist unverzuglich zu tGberprifen, ob in den Kondensatgefallen der Sauge-
bzw. Messleitung FlUssigkeit (Lagermedium oder Wasser) vorhanden ist. Die eventuell in
den Kondensatgefalen befindliche Flissigkeit ist aufzufangen und sicherzustellen.

Wenn bei einer Alarmmeldung im Kondensatgefald Lagermedium festgestellt und nach-
gewiesen wurde, ist der Behalter zu entleeren. Ist kein Lagergut in den Kondensatgefaen
festzustellen, so ist eine Uberprifung des Leckanzeigers nach Abschnitt 1 durchzufiihren.
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