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Europaische ETA-18/0459
Technische Bewertung vom 6. April 2020
Allgemeiner Teil
Technische Bewertungsstelle, die Deutsches Institut flir Bautechnik
die Europaische Technische Bewertung
ausstellt
Handelsname des Bauprodukts Hyperdamm
Produktfamilie, Warmedammschiittung aus expandiertem Perlit
zu der das Bauprodukt gehort
Hersteller Knauf Performance Materials GmbH

Kipperstralle 19
44147 Dortmund
DEUTSCHLAND

Herstellungsbetrieb KNAUF Performance Materials GmbH
Hauptstralle 102
39345 Bilstringen

DEUTSCHLAND
Diese Europaische Technische Bewertung 4 Seiten, die fester Bestandteil dieser Bewertung sind.
enthalt
Diese Europaische Technische Bewertung EAD 040461-00-1201

wird ausgestellt gemaR der Verordnung (EU)
Nr. 305/2011, auf der Grundlage von

Deutsches Institut fiir Bautechnik
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Die Europaische Technische Bewertung wird von der Technischen Bewertungsstelle in ihrer Amts-
sprache ausgestellt. Ubersetzungen dieser Europaischen Technischen Bewertung in andere Sprachen
missen dem Original vollstandig entsprechen und missen als solche gekennzeichnet sein.

Diese Europaische Technische Bewertung darf, auch bei elektronischer Ubermittlung, nur vollstandig und
ungekulrzt wiedergegeben werden. Nur mit schriftlicher Zustimmung der ausstellenden Technischen
Bewertungsstelle kann eine teilweise Wiedergabe erfolgen. Jede teilweise Wiedergabe ist als solche zu
kennzeichnen.

Die ausstellende Technische Bewertungsstelle kann diese Europaische Technische Bewertung wider-
rufen, insbesondere nach Unterrichtung durch die Kommission gemaf Artikel 25 Absatz 3 der Verord-
nung (EU) Nr. 305/2011.
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Besonderer Teil
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3.1

3.2
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Technische Beschreibung des Produkts

Diese Europaische Technische Bewertung gilt fir die Warmedamm-Schittung aus Blahperlit
mit der Bezeichnung "Hyperdamm", im Folgenden als Warmedammestoff bezeichnet.

Der Warmedammstoff ist ein korniges, anorganisches Schuttgut der Korngréfien 0 - 3 mm aus
thermisch gebldhtem Perlit.

Die Perlit-Koérner sind werkmaRig mit einer Hydrophobierung versehen.

Die Europaische Technische Bewertung wurde fir das Produkt auf Grundlage abgestimmter
Daten und Informationen ausgestellt, die beim Deutschen Institut flir Bautechnik hinterlegt sind
und der Identifizierung des bewerteten Produkts dienen. Die Europaische Technische Bewer-
tung gilt nur fir die Produkte, die den hinterlegten Daten und Informationen entsprechen.

Spezifizierung des Verwendungszwecks gemidR dem anwendbaren Europaischen
Bewertungsdokument

Der Warmedammstoff kann als Kerndammung fir zweischaliges Mauerwerk gemaf
EN 1996-1-1 (EC 6) verwendet werden.

Von den Leistungen in Abschnitt 3 kann nur ausgegangen werden, wenn der Warmedammstoff
nach den Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers trocken durch maschinelle Verarbeitung ein-
gebaut wird und im eingebauten Zustand sowie wahrend Transport, Lagerung und Einbau vor
Niederschlag, Bewitterung und Feuchtigkeit geschiitzt ist.

Die Priuf- und Bewertungsmethoden, die dieser ETA zu Grunde liegen, fiihren zur Annahme
einer Nutzungsdauer des Warmedammstoffs von mindestens 50 Jahren. Die Angabe der
Nutzungsdauer kann nicht als Garantie des Herstellers verstanden werden, sondern ist lediglich
ein Hilfsmittel zur Auswahl des richtigen Produkts in Bezug auf die angenommene wirtschaftlich
angemessene Nutzungsdauer des Bauwerks.

Leistung des Produkts und Angabe der Methoden ihrer Bewertung

Hinsichtlich Probennahme, Vorbehandlung und Durchflihrung der Priifungen gelten die Festle-
gungen des EAD Nr. 040461-00-1201 "Warmedamm-Schittung aus expandiertem Perlit".

Brandschutz (BWR 2)

Wesentliches Merkmal Leistung

Brandverhalten Klasse A1

gemal Entscheidung 1996/603/EG
(wie geandert) in Verbindung mit
Delegated Regulation (EU) 2016/364
Ermittlung des Gehalts an organischen Bestandteilen | < 1,0 Masse-%

Prifung nach EN 13820 (Glihverlustbestimmung) *
*  Abweichend von EN 13820 Proben bei 200 °C fur 6 Stunden konditioniert.

Hygiene, Gesundheit und Umweltschutz (BWR 3)

Wesentliches Merkmal Leistung

Gehalt und Freisetzung gefahrlicher Stoffe Leistung nicht bewertet.
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3.3 Energieeinsparung und Warmeschutz (BWR 6)
Wesentliches Merkmal Leistung
Warmeleitfahigkeit (im verdichteten Zustand; ca. 10% | Nennwert der Warmeleitfahigkeit
Verdichtung)
Prifung nach EN 12667:2001 Ab (23i50) = 0,044 W/(m-K) *
in Ubereinstimmung mit EN 14316-1:2004
Schiittdichte (im unverdichteten Zustand) 65 kg/m? (£ 15 %)
Prifung nach EN 1097-3:1998
Korngrof3enverteilung Leistung nicht bewertet.
Wasserabweisende Eigenschaft =175 mi
Prifung nach EN 14316-1:2004 (Anhang E)
Korneigenfestigkeit Leistung nicht bewertet.
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl n=3
gemafl EN 14316-1:2004
Setzmal} unter Stoflanregung / Erschitterung Leistung nicht bewertet.
(far horizontale oder leicht geneigte Bauteile)
nach o. g. EAD (Abschnitt 2.2.9.1)
Setzmal} unter Schwingungen im Wandhohlraum <9%
Prifung nach o. g. EAD (Abschnitt 2.2.9.2) mit Rohdichte = 65 kg/m?
Druckspannung bei 10 % Stauchung Leistung nicht bewertet.
*  Nennwert der Warmeleitfahigkeit fiir einen Feuchtegehalt des Dammstoffes bei 23 °C/50 % relative Luftfeuchte,
reprasentativ fir mindestens 90 % der Produktion mit einer Annahmewahrscheinlichkeit von 90 %.
4 Angewandtes System zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestindigkeit mit
der Angabe der Rechtsgrundlage
Gemall dem Europaischen Bewertungsdokument EAD Nr. 040461-00-1201 "Warmedamm-
Schittung aus expandiertem Perlit" gilt folgende Rechtsgrundlage:
Entscheidung der Kommission 1999/91/EC.
Folgendes System ist anzuwenden: System 3
Zusatzlich, im Hinblick auf das Brandverhalten, gilt folgende Rechtsgrundlage: 1999/91/EC (im
Zusammenwirken mit der Entscheidung 96/603/EC).
Folgendes System ist anzuwenden: System 4
5 Fiir die Durchfiihrung des Systems zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungs-

bestidndigkeit erforderliche technische Einzelheiten gemaR anwendbarem Europdischen
Bewertungsdokument

Technische Einzelheiten, die fir die Durchfiihrung des Systems zur Bewertung und Uberprii-
fung der Leistungsbestandigkeit notwendig sind, sind Bestandteil des Kontrollplans, der beim
Deutschen Institut fir Bautechnik hinterlegt ist.

Ausgestellt in Berlin am 6. April 2020 vom Deutschen Institut flir Bautechnik.

Maja Tiemann Beglaubigt
Abteilungsleiterin Getzlaff
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