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ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Mit diesem Bescheid ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit des Regelungs-
gegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

Dieser Bescheid ersetzt nicht die fir die Durchfilhrung von Bauvorhaben gesetzlich
vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigungen.

Dieser Bescheid wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbesondere privater Schutzrechte,
erteilt.

Dem Verwender bzw. Anwender des Regelungsgegenstandes sind, unbeschadet weiter
gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", Kopien dieses Bescheides zur
Verfugung zu stellen. Zudem ist der Verwender bzw. Anwender des Regelungs-
gegenstandes darauf hinzuweisen, dass dieser Bescheid an der Verwendungs- bzw.
Anwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behdrden ebenfalls
Kopien zur Verfugung zu stellen.

Dieser Bescheid darf nur vollstindig vervielfadltigt werden. Eine auszugsweise
Veroéffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fir Bautechnik. Texte und
Zeichnungen von Werbeschriften dirfen diesem Bescheid nicht widersprechen,
Ubersetzungen missen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fiir Bautechnik nicht gepriifte
Ubersetzung der deutschen Originalfassung" enthalten.

Dieser Bescheid wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen koénnen nachtraglich erganzt
und geandert werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.

Dieser Bescheid bezieht sich auf die von dem Antragsteller gemachten Angaben und
vorgelegten Dokumente. Eine Anderung dieser Grundlagen wird von diesem Bescheid nicht
erfasst und ist dem Deutschen Institut fir Bautechnik unverzuglich offenzulegen.

Die von diesem Bescheid umfasste allgemeine Bauartgenehmigung gilt zugleich als
allgemeine bauaufsichtliche Zulassung fur die Bauart.
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BESONDERE BESTIMMUNGEN
Regelungsgegenstand und Verwendungs- bzw. Anwendungsbereich

Regelungsgegenstand

Zulassungsgegenstand ist der Jordahl®-Doppelschubdorn JDSD (siehe Anlage 1). Er ist ein
Verbindungselement zwischen Bauteilen aus Stahlbeton nach DIN EN 1992-1-1 und dient
zur planmafigen Ubertragung von Querkraften.

Doppelschubdorne bestehen aus jeweils zwei Dornen, die durch eine Kraftibertragungs-
platte und einen biegesteifen Verbindungssteg miteinander verbunden sind. Wahrend eine
Seite der Doppelschubdorne einbetoniert wird, werden die Gegenseiten der Dorne in
entsprechend angeordnete Gleitrohre gesteckt.

Die Jordahl®-Doppelschubdorne werden in den Typen JDSD und JDSDQ 20 HF, 25 HF,
30 HF, 45 HF, 60 HF, 90 HF, 120 HF, 130, 150, 400 und 450 zugelassen.

Beim Typ JDSD ist die Hilse das runde Gegenstick zum Doppelschubdorn, so dass
Bewegungen nur in Richtung der Langsachsen des Doppelschubdorns méglich sind.

Beim Typ JDSDAQ ist das Hilsenteil als Doppelhlilse ausgebildet, wobei das zylindrische
Gleitrohr in einem entsprechend breiteren Rechteckrohr eingelagert ist. Dadurch wird eine
zusatzliche horizontale Verschieblichkeit senkrecht zur Dornlangsachse erreicht.

Die Fugenbreite zwischen den zu verbindenden Bauteilen darf maximal 60 mm betragen.
Genehmigungsgegenstand ist die Planung, Bemessung und Ausfiihrung von Betonbauteilen
mit Jordahl®-Doppelschubdorn JDSD als Querkraftbewehrung.

Verwendungs- bzw. Anwendungsbereich

Der Doppelschubdorn darf als formschlissiges Verbindungselement zwischen
Stahlbetonbauteilen, welche die Bedingungen zur Beschrankung der Durchbiegung nach
DIN EN 1992-1-1, 7.4.2 unter Beachtung von DIN EN 1992-1-1/NA:2011-01, NCI zu 7.4.2(2)
erfiillen, unter vorwiegend ruhender Belastung angewendet werden.

Die Anwendung ist auf Normalbeton der Festigkeitsklassen C20/25 bis C50/60 beschrankt.

Die zuldssigen Umgebungsbedingungen richten sich nach den Expositionsklassen
(DIN EN 1992-1-1, Tabelle 4.1) sowie nach den Korrosionsbestandigkeitsklassen (CRC) der
eingesetzten Stahle gemal DIN EN 1993-1-4, Anhang A.

Bestimmungen fiir das Bauprodukt

Eigenschaften und Zusammensetzung
Baustoffe
Es sind folgende Baustoffe zu verwenden:

Anforderungen an das tragende Dornmaterial

JDSD / JDSD Q nichtrostender Stahl der Festigkeitsklasse S 690 und
20 HF, 25 HF, 30 HF, 45 HF,  mindestens der Korrosionsbestandigkeitsklasse |1l
60 HF, 90 HF und 120 HF, sowie Eigenschaften nach hinterlegtem Datenblatt
JDSD / JDSD Q nichtrostender Stahl der Festigkeitsklasse S 690 und
130, 150, 400 und 450 mindestens der Korrosionsbesténdigkeitsklasse I1I

1.15.7-36/20
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mindestens der Korrosionsbestandigkeitsklasse Il

Alle iibrigen Stahlteile nichtrostender Stahl der Festigkeitsklasse S 355 und
mindestens der Korrosionsbestandigkeitsklasse lll, falls

nachfolgend nicht anders beschrieben

Abmessungen

Die Abmessungen der Jordahl®-Doppelschubdorn sind in den Anlagen 2 bis 4 festgelegt.
Die Mindestabmessungen der zu verbindenden Bauteile, der Rand- und Achsabstande bei
Ausnutzung der in den Anlagen 6 bis 8 angegebenen Bemessungswiderstdnde mussen der
Tabelle in Anlage 11 entsprechen. Der Einbau der Doppelschubdorne in ausschlieflich auf
Zug beanspruchten Bereichen ist ausgeschlossen.

Herstellung, Verpackung, Transport, Lagerung und Kennzeichnung
Herstellung
Fir das Schweifen gelten DIN EN 1090-1 und DIN EN 1090-2.

Es muss eine anerkannte WPS-SchweilRanweisung nach DIN EN ISO 15609-1 vorliegen,
die vom schweil3technischen Personal einzuhalten ist.

Vom Hersteller der SchweiRung ist ein Schweilizertifikat nach DIN EN 1090-1, Tabelle B.1
vorzulegen. Die Schweilder missen uber gultige Schweiler-Prifungsbescheinigungen nach
DIN EN ISO 9606-1 verfiigen.

Der Schweil3betrieb ist verpflichtet, sich ggf. durch Arbeitsproben zu vergewissern, dass die
SchweilRarbeiten die an das Bauprodukt gestellten Qualitadtsanforderungen erfiillen.

Die Oberflachen missen gereinigt und glatt sein, Anlauffarben sind zu entfernen.
Verpackung, Lageung und Transport

Verpackung, Transport und Lagerung missen so erfolgen, dass die Bewehrungselemente
nicht beschadigt werden.

Kennzeichnung

Jede Verpackungseinheit des Doppelschubdorns muss vom Hersteller mit dem Uberein-
stimmungszeichen (U-Zeichen) nach den Ubereinstimmungszeichen-Verordnungen der
Lander gekennzeichnet werden.

Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 2.3 "Uber-

einstimmungsnachweis" erfiillt sind. AuBerdem muss die Kennzeichnung mindestens
folgende Angaben enthalten:

- Die Bezeichnung des Zulassungsgegenstandes
- Typenbezeichnung.
Der Hersteller hat jeder Lieferung eine Einbauanleitung beizufiigen.

Ubereinstimmungsbestitigung
Allgemeines

Die Bestatigung der Ubereinstimmung des Bauprodukts mit den Bestimmungen der von dem
Bescheid erfassten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss fir jedes Herstellwerk
mit einer Ubereinstimmungserklarung des Herstellers auf der Grundlage einer werkseigenen
Produktionskontrolle und eines Ubereinstimmungszertifikates einer hierfir anerkannten
Zertifizierungsstelle sowie einer regelmafligen Fremduberwachung einschliellich einer Erst-
prifung des Bauproduktes durch eine anerkannte Uberwachungsstelle nach Malkgabe der
folgenden Bestimmungen erfolgen:

1.15.7-36/20



Elektronische Kopie der abZ des DIBt: Z-15.7-237

Deutsches

Institut
fir
Bautechnik
Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-15.7-237 Seite 5 von 10 | 18. November 2020

2.3.2

798489.20

Fir die Erteilung des Ubereinstimmungszertifikats und die Fremdiiberwachung einschlielich
der dabei durchzufiihrenden Produktprifungen hat der Hersteller der Bauprodukte eine
hierfur anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierfiir anerkannte Uberwachungsstelle
einzuschalten.

Die Uberginstimmungserklérung hat der Hersteller durch Kennzeichnung der Bauprodukte
mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) unter Hinweis auf den Verwendungszweck
abzugeben.

Dem Deutschen Institut far Bautechnik ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des von ihr
erteilten Ubereinstimmungszertifikats zur Kenntnis zu geben. Dem Deutschen Institut fur
Bautechnik ist zusatzlich eine Kopie des Erstpriufberichts zur Kenntnis zu geben.

Werkseigene Produktionskontrolle

In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durch-
zufiihren. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzunehmende
kontinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicherstellt, dass die
von ihm hergestellten Bauprodukte den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung entsprechen.

Die werkseigene Produktionskontrolle soll mindestens die im folgenden aufgefihrten
MafRnahmen einschliel3en:

o Uberpriifung des Ausgangsmaterials und der Bestandteile:

Fir den Doppelschubdorn durfen nur Baustoffe verwendet werden, fur die entsprechend
den geltenden Normen und Zulassungen der Nachweis der Ubereinstimmung geflhrt
wurde.

Fir den nichtrostenden Stahl gilt DINEN 1993-1-4 in Verbindung mit
DIN EN 1993-1-4/NA

Fir den Werkstoff zur Verwendung als Dornquerschnitt sind die mechanischen Eigen-
schaften gemalR dem beim Deutschen Institut fur Bautechnik und der fremdiber-
wachenden Stelle hinterlegten Datenblatt durch ein spezifisches Abnahmeprifzeugnis
3.1 nach DIN EN 10204 zu belegen.

¢ Nachweise und Prifungen, die am fertigen Bauprodukt durchzufiihren sind:

Die Bauteilabmessungen der Jordahl®-Doppelschubdorne sind fir jedes Teil zu Uber-
prifen und mit den Anforderungen It. beim Deutschen Institut fir Bautechnik und der
fremdiberwachenden Stelle hinterlegtem Prifplan zu vergleichen. Die Oberflachen-
beschaffenheit ist zu priifen und mit den Anforderungen zu vergleichen.

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen. Die Aufzeich-
nungen mussen mindestens folgende Angaben enthalten:

* Bezeichnung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials und der Bestandteile
* Art der Kontrolle oder Priifung

e Datum der Herstellung und der Prifung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials
oder der Bestandteile

e Ergebnis der Kontrollen und Prifungen und soweit zutreffend Vergleich mit den
Anforderungen

» Unterschrift des fiir die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen.

Bei ungenugendem Prifergebnis sind vom Hersteller unverzuglich die erforderlichen
Malnahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Bauprodukte, die den Anforderungen
nicht entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit Ubereinstimmenden
ausgeschlossen werden.

1.15.7-36/20
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Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch mdglich und zum Nachweis der Mangel-
beseitigung erforderlich - die betreffende Prifung unverziiglich zu wiederholen.

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen, auszuwerten
und mindestens funf Jahre aufzubewahren. Sie sind dem Deutschen Institut fir Bautechnik
auf Verlangen vorzulegen.

Fremdiiberwachung

In jedem Herstellwerk ist die werkseigene Produktionskontrolle durch eine Fremduber-
wachung gemafl DIN EN 1090-1 regelmafig zu Uberprifen, mindestens jedoch einmal
jahrlich.

Die Probenahme und Priifungen obliegen jeweils der anerkannten Uberwachungsstelle.

Im Rahmen der Fremdiiberwachung ist eine Erstprifung der Doppelschubdorne, insbeson-
dere der Schweilnadhte und der Oberflachen durchzufiihren und es sind auch Proben fur
Stichprobenprifungen zu entnehmen und wie im Prifplan festgelegt zu Uberprifen. Die
Werte des Vormaterials sind laut Datenblatt zu Gberprufen.

Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremduberwachung sind mindestens funf Jahre
aufzubewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Uberwachungsstelle dem
Deutschen Institut fir Bautechnik vorzulegen.

Bestimmungen fiir Planung, Bemessung und Ausfiihrung

Fur Planung und Bemessung der mit der Bauart hergestellten baulichen Anlage gilt
DIN EN 1992-1-1, falls im Folgenden nicht anders bestimmt, stets zusammen mit
DIN EN 1992-1-1/NA.

Planung

Die Weiterleitung (Verteilung und Aufnahme) der vom Doppelschubdorn Uibertragenen Krafte
in die anschlielenden Bauteile ist fir jeden Einzelfall nachzuweisen.

Die Ubertragbaren Querkrafte gelten nur fir die angegebenen Fugenbreiten. Wenn die
Méglichkeit nicht ausgeschlossen werden kann, dass die rechnerischen Fugenbreiten lber-
schritten werden, sind die Ubertragbaren Querkrafte der nachstgroferen Fugenbreite anzu-
setzen.

Der Doppelschubdorn vom Typ JDSD ist zur Verbindung von Bauteilen vorgesehen, bei
denen zum Beispiel infolge unterschiedlicher Temperaturverformungen keine horizontalen
Beanspruchungen senkrecht zur Schubdornachse auftreten.

Sind horizontale Verschiebungen in Richtung der Dornachsen und senkrecht dazu mdglich,
sind Doppelschubdorne vom Typ JDSDQ zu verwenden.

Doppelschubdorne dirfen nur in Platten mit geraden Randern eingebaut werden. In allen
anderen Fallen ist flr jeden Doppelschubdorn eine ausreichende Verschieblichkeit nach-
zuweisen.

Bei Einbau der Doppelschubdorne Uber Eck muss eine ausreichende Verschieblichkeit
nachgewiesen werden.

Die Langsbewehrung Asy am Plattenrand darf unter Annahme eines durchlaufenden
Randtragers - mit Spannweiten entsprechend den Abstdnden der Doppelschub-
dorne - ermittelt werden. Dabei darf die aus der Anlage 5 ersichtliche Verteilerbewehrung Asy
in Ansatz gebracht werden.

Die Anwendung ist auf Normalbeton der Festigkeitsklassen C20/25 bis C50/60 beschrankt.

1.15.7-36/20
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3.2 Bemessung
3.21 Nachweise in den Grenzzustinden der Tragfahigkeit
3.2.1.1  Allgemeines
Fir die Betonfestigkeiten C20/25 bis C50/60 sind die Bemessungswiderstande in den
Anlagen 7 und 8 angegeben und gelten fur Doppelschubdorne, deren Achsabstand
mindestens 3-dm+lc ist und die mit einer bauseitigen Bewehrung mit den angegebenen
Durchmessern und den Mindestabstanden nach 3.2.3.2 eingebaut werden.
Die Anordnung dieser bauseitigen Bewehrung ist in den Anlagen 5, 7 und 8 festgelegt und
gilt fir ein Nennmal der Betondeckung von cnom = 25 mm beziehungsweise Cnom = 30 mm
bei der Verwendung von Stadben mit einem Nenndurchmesser ds > 25 mm. Der Nachweis
der Gebrauchstauglichkeit ist hiermit nicht erbracht.
3.2.1.2 Stahlversagen
Die Bemessungswiderstandswerte fur die Doppelschubdornquerschnitte sind in Abhangig-
keit von der Fugenbreite in Anlage 6 angegeben.
Als rechnerische Fugenbreite ist 20 < f < 60 mm anzusetzen.
3.2.1.3 Durchstanznachweis
Sofern andere als in den Anlagen 7 und 8 dargestellte Eingangswerte flr die Betonfestig-
keitsklasse, die Plattendicke oder die Langsbewehrung Asy vorliegen, oder der erforderliche
Achsabstand der Dorne nach Anlage 11 unterschritten wird, ist bei plattenartigen Bauteilen
die Sicherheit gegen Durchstanzen nach Anlage 10 nachzuweisen.
Es qilt der Durchstanznachweis nach DIN EN 1992-1-1, Abschnitt 6.4 unter Beachtung von
DIN EN 1992-1-1/NA, wobei ggf. die gegenseitige Beeinflussung der Durchstanzkegel zu
bertcksichtigen ist. Die Fihrung des kritischen Rundschnitts und die Bestimmung der
Abstande der Doppelschubdorne untereinander sowie minimaler Randabstande sind
entsprechend Anlage 10 zu wéahlen. Abschnitt 6.4.5 von DIN EN 1992-1-1 zusammen mit
DIN EN 1992-1-1/NA, NCI zu 6.4.5 ist zu berucksichtigen.
Die Anordnung einer Durchstanzbewehrung ist nicht zulassig.
Die Radien des kritischen Rundschnitts beginnen auf Hohe der direkt neben den Doppel-
schubdornen angeordneten Biigel (Anlage 10, Abbildung 1 und 2).
Die Bewehrung Asx und Asy ist mit Ipnet nach Anlage 10, beziehungsweise an Plattenecken
durch Steckbiigel gleichen Querschnitts zu verankern.
Die Anordnung der Aufhangebewehrung Asx und Querbewehrung Asy ist in Anlage 5
festgelegt.
3.2.1.4 Betonkantenbruch

798489.20

Bei Abweichung der in den Anlagen 7 und 8 angegebenen Plattendicken kann der Nachweis
des Betonkantenbruchs nach Anlage 9 unter Bericksichtigung der konstruktiven Regeln
nach 3.2.3.2 geflihrt werden.

Die Angaben der Tragfahigkeiten in Anlage 7 und 8 gelten fiir einen bezogen auf die
Bauteildicke h mittigen Einbau des Doppelschubdorns. Im anderen Fall ist der Nachweis des
Betonkantenbruchs nach Anlage 9 unter Bertiicksichtigung der konstruktiven Regeln nach
3.2.3.2 zu fuhren.

1.15.7-36/20
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Berucksichtigung von Reibungskraften
Bei der Bemessung des Doppelschubdornquerschnitts und der bauseitigen Bewehrung sind

Reibungskrafte durch die Abminderung der Bemessungswiderstéande durch den Faktor f, wie
folgt zu berlcksichtigen:

Dornquerschnitt: JDSD: f,=0,9 (in Anlage 6 berticksichtigt)
JDSDQ: f, = 0,81 (in Anlage 6 berticksichtigt)
Betonkantenbruch:  JDSDQ (Pos. Asx1) fu=0,9

In den Anlagen 7 und 8 miissen bei einer Kombination von Langs- und Querverschiebungen

in der Fuge die Abminderung f, = 0,9 fir den Nachweis des Betonkantenbruch (Anlage 9)
zusatzlich berutcksichtigt werden.

Nachweise in den Grenzzustinden der Gebrauchstauglichkeit
Begrenzung der Rissbreiten

Der Rissbreitennachweis des Plattenrandbalkens ist nach DIN EN 1992-1-1, 7.3 unter
Beachtung der entsprechenden Abschnitte von DIN EN 1992-1-1/NA, zu flhren.

Begrenzung der Verformung

Der Doppelschubdorn darf als formschlissiges Verbindungselement zwischen Stahlbeton-
bauteilen, welche die Bedingungen zur Beschrankung der Durchbiegung nach
DIN EN 1992-1-1, 7.4.2 unter Beachtung von DIN EN 1992-1-1/NA:2011-01, NCI zu 7.4.2(2)
erfiillen, eingesetzt werden.

Konstruktive Durchbildung
Werkseitige Durchbildung

Die Oberflache von Hulse und Doppelschubdorn sind werkseitig zur Minimierung der
Reibung behandelt worden. Es dirfen bauseitig keine Anderungen der Oberflache
vorgenommen werden, welche zu einer Erhéhung der Oberflachenrauheit fihren.

Die Kanten der Hulsendffnung missen gratfrei ausgefiihrt sein.
Bauseitig Durchbildung
Die Mindestbauteildicke hmin nach der Tabelle in Anlage 11 ist einzuhalten.

Bei Anwendung der Tragfahigkeitstabellen in Anlage 7 und 8 muss der Doppelschubdorn
mittig bezogen auf die in den Tabellen angegebenen Bauteildicken h eingebaut werden.

Die ersten Ruckhangebiigel Asx 1 sind direkt an die Querdorne des Doppelschubdorns
anzulegen.

Der lichte Abstand zwischen den ersten beiden Rickhangebigeln Asx1 neben dem Doppel-
schubdorn betragt:

h <300 mm s1220 mm>ds
S23250mm -ds>ds
h > 300 mm $123>50 mm -ds >ds
(s1, s2, s3 siehe Anlage 5)

Fir die Anzahl der Rickhangeblgel Asx1 im rechnerischen Bruchkegel ist die Bedingung
2 < ngigel < 8 einzuhalten.

Der Durchmesser der Riickhangebewehrung Asx1 betragt:

ds <16 mm fiir h <30 cm
ds <20 mm fur 30cm=h<40cm
ds <25 mm flr 40cm<h

1.15.7-36/20
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3.24

3.3

Das Verhaltnis Plattendicke zu Doppelschubdorndurchmesser h/D = 7 ist einzuhalten.

Das Verhaltnis der Durchmesser von Langsstdben und Bigeln QAs/BAsx1>1 st
einzuhalten.
Feuerwiderstandsfahigkeit

Der Nachweis der Verwendbarkeit des Doppelschubdorns in Bauteilen, an die Anforde-
rungen hinsichtlich der Feuerwiderstandsdauer gestellt werden, ist mit dieser Zulassung
nicht erbracht.

Ausfiihrung

Beim Einbau der Doppelschubdorne diirfen die Mindestabstédnde von Ober- und Unterkanten
der anzuschliefenden Bauteile zur Mitte des Doppelschubdorns nicht unterschreiten
werden.

Es ist sorgfaltig darauf zu achten, dass keine Winkelabweichungen zwischen benachbarten
Doppelschubdornen auftreten und die vorgegebenen Fugenbreiten eingehalten werden.

Folgende Normen, Zulassungen und Verweise werden in dieser allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung in Bezug genommen:

- DIN 488-1:2009-08 Betonstahl - Teil 1: Stahlsorten, Eigenschaften, Kennzeichnung
- DIN EN 1090-1:2012-02 Ausfihrung von  Stahltragwerken und  Aluminiumtrag-

werken - Teil 1: Konformitatsnachweisverfahren fir tragende
Bauteile; Deutsche Fassung: EN 1090-1:2009 + A1:2011

- DIN EN 1090-2:2011-10 Ausfihrung von  Stahltragwerken und  Aluminiumtrag-

werken - Teil 2: Technische Regeln fir die Ausfiihrung von
Stahltragwerken; Deutsche Fassung: EN 1090-2:2008 +
A1:2011

- DIN EN 1992-1-1:2011-01 Eurocode 2: Bemessung und Konstruktion von Stahlbeton- und

Spannbetontragwerken - Teil 1-1: Allgemeine Bemessungs-
regeln und Regeln fir den Hochbau; Deutsche Fassung
EN 1992-1-1:2004+AC:2010 und

- DIN EN 1992-1-1/NA:2013-04 Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter - Euro-

code 2: Bemessung und Konstruktion von Stahlbeton- und
Spannbetontragwerken - Teil 1-1:  Allgemeine Bemessungs-
regeln und Regeln fir den Hochbau

- DIN EN 1993-1-4:2015-10 Eurocode 3: Bemessung und Konstruktion von Stahl-

bauten  -Teil 1-4: Allgemeine Bemessungsregeln und
Erganzende Regeln zur Anwendug von nichtrostenden Stahlen;
Deutsche Fassung: EN 1993-1-4:2006 + A1:2015

- DIN EN 1993-1-4/NA:2017-01 Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter - Euro-

code 3: Bemessung und Konstruktion von  Stahl-
bauten - Teil 1-4: Allgemeine Bemessungsregeln und
Erganzende Regeln zur Anwendug von nichtrostenden Stahlen

- DIN EN 1996-1-1:2013-02 Eurocode 6: Bemessung und Konstruktion von Mauerwerks-

bauten -Teil 1-1: Allgemeine Regeln fir bewertes und
unbewertes Mauerwerk; Deutsche Fassung: EN-1996-1-1:2005
+ A1:2012

- DIN EN 10152:2009-07 Elektrolytisch kaltgewalzte Flachstahlerzeugnisse aus Stahl

zum Kaltumformen; Technische Lieferbedingungen; Deutsche
Fassung: EN 10152:2003

- DIN EN 10204-1:2005-01 Metallische Erzeugnisse - Arten von Prifbescheinigungen;

798489.20
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- DIN EN ISO 9606-1:2013-12 Prifung von Schweilern - Schmelzschweifden - Teil 1: Stahle;

Deutsche Fassung: EN ISO 9606-1:2013

- DIN EN ISO 15609-1:2005-01 Anforderung und Qualifizierung von Schweil3verfahren fur
metallische Werkstoffe - Schweiflanweisung - Teil 1: Licht-
bogenschweilen (ISO 15609-1:2004), Deutsche Fassung:
EN ISO 15609-1:2004

- Das Datenblatt ist beim Deutschen Institut fir Bautechnik und der fir die Fremdiberwachung

eingeschalteten Stelle hinterlegt.

- Der Prifplan ist beim Deutschen Institut fir Bautechnik und der fiir die Fremdiberwachung

eingeschalteten Stelle hinterlegt.

Beatrix Wittstock Beglaubigt
Referatsleiterin
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JORDAHL® Doppelschubdorne JDSD und JDSDQ
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Anlage 2

JORDAHL® Doppelschubdorne JDSD und JDSDQ
JDSD 20 HF bis JDSD 450
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Anlage 3

JORDAHL® Doppelschubdorne JDSD und JDSDQ
JDSDQ 20 HF bis JDSDQ 450
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Pos. Ag» Pos. Ago
. I ! . Aufhangebewehrung Pos. A, ’!
AnSICht : : e le DR Ie kL e I : : :

A T a1 X , C

v- M s I s 2 s

. el .
| é} | <
| ] 1 ] : : : : : : : : | “r

erankern N 1 n 1O | X " I erankern n
oy verankem, Sie i | etk [P verankem
+—* o
Draufsicht Pos. 1 Pos. Asy2 oben @mnkem”
|= s | —  — e | s | s [ — :I
| |
A3 FFP
I_ [ 101 | _I
- . R o
| \J ' ' \J \J v U J U \J \J U 4 |
Ay verankem ‘Il | ﬁl , verankem N
Pos. Asy1oben

Bigel Pos. 1 [
Schnitt Pos. Asy1 oben — I:
/ Pos. 1
T ] ]
[ [ ‘|\ \ \ |Pos. Asyz oben
< | e | IPos. Asy2
\ . |unten
4 \
Asx verankern

\Pos. Asytunten | — —— — -
Pos. Asxt; Asx2; Asy1; Asy2 und Pos. 1 siehe Anlage 7 und 8

" Verankerungsldnge lys nach DIN EN 1992-1-1:2011-01 und DIN EN 1992-1-1/NA:2013-04

JORDAHL® Doppelschubdorne JDSD und JDSDQ

Anlage 5
Rand- und Aufhangebewehrung
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1) Bemessungswerte giiltig fir Achsabstand e > 3 - di, + | nach Anlage 10 Abb. 1
2) Bemessungswerte der Stahltragfahigkeit Vaqs flr Fugenbreite < 20 mm nach Anlage 6 Tabelle 1 maBgebend

Betonkantenbruchs (Anlage 8) zusétzlich berticksichtigt werden.

Tabelle 1
Bemessungswerte Stahltragfahigkeit Vpq s [KN]
Bemessungswiderstande unter Berlicksichtigung von Reibungskraften in Langs- oder Querrichtung (f, = 0,9)
Fugenbreite [mm] <20 20<b<30 30< b <40 40<b <50 50 < b <60
JDSD / JDSDQ 20 HF 51,6 34,4 258 20,7 17,2
JDSD /JDSDQ 25 HF 75,4 51,4 38,5 30,8 257
JDSD /JDSDQ 30 HF 103,2 73,2 54,9 43,9 36,6
JDSD / JDSDQ 45 HF 1351 100,4 753 60,2 50,2
JDSD /JDSDQ 60 HF 171,2 132,9 100,2 80,2 66,8
JDSD / JDSDQ 90 HF 211,3 169,5 130,1 104 1 86,7
JDSD /JDSDQ 120 HF 356,3 304,1 251,8 203,2 169,4
JDSD /JDSDQ 130 260 228,6 197,3 165,8 138,4
JDSD / JDSDQ 150 3894 351,8 314,2 276,5 2389
JDSD / JDSDQ 400 619,1 572,5 525,9 4794 432,8
JDSD / JDSDQ 450 996,5 938,2 880 8218 7635
Tabelle 2
Bemessungswerte Stahltragfahigkeit Vgq s [kN]
Bemessungswiderstande unter Berlicksichtigung von Reibungskraften in Langs- und Querrichtung (f },“" =0,81)
Fugenbreite [mm] <20 20<b<30 30<b <40 40<b <50 50<hb<60
JDSDQ 20 HF 46,4 31 232 18,6 15,5
JDSDQ 25 HF 67,8 46,2 34,7 27,7 231
JDSDQ 30 HF 92,9 65,8 49,4 39,5 32,9
JDSDQ 45 HF 121,6 90,3 67,7 54,2 452
JDSDQ 60 HF 1541 119,6 90,2 72,1 60,1
JDSDQ 90 HF 190,2 152,6 1171 93,7 78
JDSDQ 120 HF 320,7 2737 226,7 1829 152,4
JDSDQ 130 234 205,8 1775 149,3 1245
JDSDQ 150 350,5 316,6 2827 2489 215
JDSDQ 400 557,2 515,3 4733 4314 389,5
JDSDQ 450 896,8 844 4 792 7396 687,2
FuBnoten flir Anlage 7 und 8:

3) Bei einer Kombination von Langs- und Querverschiebungen in der Fuge muss die Abminderung f, = 0,9 fur den Nachweis des

JORDAHL® Doppelschubdorne JDSD und JDSDQ

Bemessungswerte Stahltragfahigkeit
JDSD (Q) 20 HF bis 450

Anlage 6

Z100490.20
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fur
Bautechnik

Bemessungswerte Betontragfahigkeit Vg [KN]

JDSD/ Ba'u- Betontragfahigkeit unter Berucksichtigung der Asy N
JDSDQ tFlI- Bewehrung 1) Ay je obere und untere | Bugel
dicke Bewehrungslage

h [em] | C20/25| C20/30| C30/37 | C35/45 | C40/50 | C45/55| C50/60| Aqy Asyz A Agyz | Pos. 1
20HF | =16 30,5 34,4 37,7 411 44 46,8 495 | 4210 --- 1210 | 1210 | 196
>18 448 50,5 2)
=20 49 2) 412 - 19121 12121 1@6
>22 2)
25HF | =16 | 313 | 354 | 388 | 423 | 454 | 484 | 512 | 4310 1210 | 1910 | 126
>18 458 51,7 56,8 61,9 66,4 69,2 717 |4312 1912 |1 1912 | 1936
>20 63,1 71,2 2)
o L < 421412214 1214 | 1914 | 126
> 24 72,8 2)
> 26 2)
30HF | =18 452 51 56 61 65,4 69,5 72 4212 1912119212 | 128
>20 62,4 70,3 772 842 90,3 961 | 101,7 |4214 (2214 | 1314 | 2214 | 138
=22 | 824 | 928 | 1019 2)
>24 88 99,4 2)
> 26 93,4 2) 4216|2016 1916 | 2816 | 128
> 28 98,7 2)
> 30 2)
45HF | =20 51,5 58,4 64,2 70,3 75,5 80,6 846 4212 --- 1912 |1 1212|138
=22 69,7 78,9 86,8 95 102 |1 1088 | 1143 | 4214|2214 | 1214 | 1214 | 138
>24 | 19,8 130 2)
=26 | 128,7 2) 6216|4216 1316 | 2216 | 128
>28 2)
60HF | =24 | 121,7 | 1379 | 1495 | 1573 | 164,5 | 1711 2)
>26 | 131,3 | 1486 | 1634 2)
>28 140 | 158,7 2) 6216|6216 | 1216 | 3216 | 128
>30 | 148,4 | 1685 2)
>32 | 150,6 2)
=34 2) 622014220 1220 | 3220|128
FuBnoten siehe Anlage 6
JORDAHL® Doppelschubdorne JDSD und JDSDQ
Anlage 7
Bemessungswerte Betontragfahigkeit
JDSD (Q) 20 HF bis 60 HF

Z100490.20
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Bemessungswerte Betontragfahigkeit Vgq . 3 [kN]

JDSD/ Ba.u— Betontragfdhigkeit unter Beriicksichtigung der Asy .
Jospa| e Bewehrung " Asx je obere und untere | Biigel
dicke Bewehrungslage

h [cm] | C20/25 | C25/30 | C30/37 | C35/45 | C40/50 | C45/55 | C50/60| Asyy A Agy A, |Pos.1
90HF | >26 | 1276 | 1445 | 1589 | 173,9 | 183,7 | 191,1 | 197,9
>28 | 1369 | 1553 | 1709 | 187,4 | 200,7 | 208,7 2)
T30 [ 1255 [ 1057 [ 1323 | 2002 5 6016|6216 1216 | 3216 | 128
=32 | 1483 | 1685 | 1855 | 203,9 2)
>34 | 190,7 2) 6@20|4@20( 1220 3@20|1@8
120HF | =28 | 1339 | 1520 | 167,2 | 183,4 | 1964 | 2043 | 2116
>30 | 169,1 | 1822 | 1936 | 2038 | 2131 | 2216 | 2295 | 8216 |2Q 16| 1@ 16 | 3@ 16 |12 10
>32 | 172,4 | 1956 | 208,9 | 219,9 | 2299 | 239.1 | 2477
>34 | 1874 | 2114 | 2322 | 253,2 | 271,7 | 289,3 | 306,3
>36 | 198,4 | 2242 | 246,4 | 269,2 | 2890 | 307,9 | 326,2 |6@20(6@20| 1@20 | 3@20 (1210
=38 | 2091 | 2366 | 260,2 | 284,7 | 3058 | 326,0 | 3456
>40 | 296,7 | 3196 | 339,7 2) 6@25|14@225|1 19225 | 2025|1210
130 =35 | 1945 | 2197 | 2415 2) 6220142201020 | 3020 |1&212
> 40 2) 8220|4220 1220 | 3220 |[1212
150 | >45 | 309,9 | 3522 | 387,7 2)
>50 | 343,7 2)
o5 [ 3765 % 8@20|(8@20( 1220 | 4020 [1@12
> 60 2)
400 =60 | 5255 | 5986 2)
=70 | 607,8 2) 8Q@25|18@25( 1025 | 4@25 |1@12
>80 2)
450 | >65 | 5796 | 6618 | 7296 | 7773 | 8127 | 8452 | 875,4
>80 | 700,1 | 802,7 | 8859 | 981,6 2)
=95 | 8159 | 9382 2) 8225(10225| 1225 | 4@25 |1212
=110 | 929,3 2)
>125 2)
FuBnoten siehe Anlage 6
JORDAHL® Doppelschubdorne JDSD und JDSDQ
Anlage 8
Bemessungswerte Betontragfahigkeit
JDSD (Q) 90 HF bis 450

Z100490.20
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Nachweis gegen Betonkantenbruch

VRd.cc :VRcl.l +VRd.2 = A’ixl ’ fyd [N]
VM | Bemessungswert der liber Hakenwirkung Ubertragbaren Last [N]
1785 [f, &
== Ay mit
Y Me 30 4
Yo Teilsicherheitsbeiwert des Betons = 1,5 [-]
f, charakteristische Betondruckfestigkeit [N/mm?]
n Nummerierung der Aufhangebewehrung [-]
Y, Faktor zur Berlicksichtigung des Bligelabstandes I; vom Schubdorn [-]
l(‘i
=1-0,2-| =
<

ki Abstand des betrachteten Riickhangebligels vom Dorn [mm]
C Randabstand ausgehend vom unteren Dorn [mm]
Asxi Querschnittsflache des betrachteten Bligelschenkels [mm]
’r'yd Bemessungswert der Streckgrenze des Betonstahls [N/mm?]
VRd 2 Bemessungswert der iiber Verbund iibertragbaren Last [N]

=¥ 7-d -1, 1, mit

1

ds Durchmesser der Rickhadngebewehrung [mm]
I Verankerungslange des betrachteten Bligels [mm]
I effektive Verankerungslange des betrachteten Biigels

=Il,;-minl, =0 [mm]

min |, =0,5d, +d, [mm]
a Biegerollendurchmesser der Rickhangebewehrung [mm]
s Bemessungswert der Verbundfestigkeit [N/mm?]

Es diirfen ausschlieBlich Biigel, welche mit min /4 im Ausbruchkegel verankert sind,
fir den Nachweis des Betonkantenbruchs angesetzt werden.

T

it
I
\
7
IS

-

I
:
ot k!
b oger ,L

N

JORDAHL® Doppelschubdorne JDSD und JDSDQ

Anlage 9
Betonkantenbruch
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fiir

Nachweis gegen Durchstanzen
Vego = [0J4‘m x-(100- p, £, )" -0J2-0, ]~dm u/p (N]
7 Faktor zur Berlicksichtigung der Betoneigenschaften
= 1,0 fir Normalbeton
K k=1+,200/d, <20 [-]
Om mittlere statische Nutzhéhe [mm]
=(d,+d,)/2
d., d, statische Nutzhéhe der Platte in x- bzw. y- Richtung [mm]
2 mittlerer Langsbewehrungsgrad innerhalb des betrachteten Rundschnittes
\/7 05f,/f,
=P Py < ' []
" 0,02
P £y, Bewehrungsgrad in Langsrichtung und Querrichtung (x- bzw. y- Richtung), die innerhalb des
betrachteten Rundschnittes im Verbund liegt und auBerhalb verankert ist.
T Bemessungswert der Betonnormalspannung innerhalb des betrachteten Rundschnittes
infolge Vorspannung oder planmaBiger Normalkraft. [N/mm?]
Bei Schubdornen ist o, = 0 N/mm? anzunehmen.
u Umfang des betrachteten Rundschnittes [mm]
p Beiwert zur Berlicksichtigung der nichtrotationssymmetrischen Querkraftverteilung im Rundschnitt
bei Randbereichen = 1,4; bei Eckbereichen = 1,5
Ansicht Schnitt
ool 1Asy oben
{ o] - Asy unten
| . WA
I 1
E \_ Aufhéngebewe'hlung E .
hvemri@m:) b,=1c+3 - dnm LAn verankem " ybx=c+1,5- dm A, verankem "
" Verankerungslange lpg nach DIN EN 1992-1-1:2011-01 und DIN EN 1992-1-1/NA:2013-04
Abb. 1 Abb. 2 Abb. 3
: % 5 2 % : 7
RN B AEIE! O
‘a — o [ 21t= 7/ | ] w, 1
LY ZA| Ly 7 Z VA 7
o A | o] 7 7 | [ |
N 1 1 1 ] I I P ] 1 ]a Lar 1 1
) ] 1 1 ] I e, e ) 1l < : :
o e e
L5 dm, I 1J,s - dm, |1,5- dm, Iz 'I ' I 1,5- dql 'I I 1,5 dry
c Betondeckung ¢, nach DIN EN 1992-1-1:2011-01
I. Abstand der ersten Bligel neben dem Doppelschubdorn
ar.min Mindestrandabstand gem&B Anlage 11
h Bauteildicke gemaf Anlage 7 und 8
Emin Mindestdornabstand gemé&B Anlage 11
JORDAHL® Doppelschubdorne JDSD und JDSDQ
Anlage 10
Durchstanzen
Z100490.20 1.15.7-36/20
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches
Allgemeine Bauartgenehmigung Institut

fur
Nr. Z-15.7-237 vom 18. November 2020 Bautechnik

Mindestabstiande [cm]
Mindest-
JORDAHL® - Mindest- Erforderlicher dornabstand Mindest-
Doppelschubdorn bauteildicke | Achsabstand " bei hppn randabstand
Typ T Pivin e=30-dn+l | €nn=15 Nmin | A min=0,75" hpwin |
JDSD / JDSDQ 20 HF 6 16 435 24 12
JDSD / JDSDQ 25 HF 6 16 (17) 7 435 24(25,5) 12
JDSD /JDSDQ 30 HF 6,5 18 49,5 27 13,5 (12)
JDSD / JDSDQ 45 HF 6,5 20 55,5 30 15(12) ¥
JDSD / JDSDQ 60 HF 6,5 24 66,5 36 18 (12) ¥
JDSD / JDSDQ 90 HF 8,5 24 68,5 36 18(12) ¥
JDSD / JDSDQ 120 HF 10 28 82 42 21(15) ¥
JDSD /JDSDQ 130 10 35 103 52,5 26,25 (15) ¥
JDSD /JDSDQ 150 10 45 132 67,5 3375 (15) ¥
JDSD / JDSDQ 400 16 60 i 90 45 (23)
JDSD /JDSDQ 450 16 65 196 97,5 4875 (23) *
1) Minimaler Dornabstand ohne gegenseitige Beeinflussung
2) qilt fur JDSDQ
3) Mindestrandabstand fur Stitzen
Formelzeichen:
Ie Abstandsmap fiir die Ermittlung des kritischen Rundschnittes
L in Mindestbauteildicke
€ i Mindestdornabstand
e Achsabstand zwischen den Schubdornen
A mittlere statische Nutzhdhe
bKege, Breite des Ausbruchkegels bei Betonkantenbruch
a, o Mindestrandabstand
a Randabstand

MaBgebender Bemessungswiderstand fiir die JORDAHL® Doppelschubdorne:
Vg =mi Vnd,s;vnd,c)

L/ Bemessungswiderstand der Stahltragfahigkeit

Vﬁdlc Bemessungswiderstand der Betontragfahigkeit
Vl?d,c =mi r(VFfd,ce; VF?d,cr)

V,:,.dvce Bemessungswiderstand des Betonkantenbruchs

Vﬁd,c, Bemessungswiderstand gegen Durchstanzen

JORDAHL® Doppelschubdorne JDSD und JDSDQ

Anlage 11
Mindestabstande
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