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Die Europaische Technische Bewertung wird von der Technischen Bewertungsstelle in ihrer
Amtssprache ausgestellt. Ubersetzungen dieser Europaischen Technischen Bewertung in andere
Sprachen mussen dem Original vollstédndig entsprechen und missen als solche gekennzeichnet sein.

Diese Europaische Technische Bewertung darf, auch bei elektronischer Ubermittlung, nur vollstandig und
ungekulrzt wiedergegeben werden. Nur mit schriftlicher Zustimmung der ausstellenden Technischen
Bewertungsstelle kann eine teilweise Wiedergabe erfolgen. Jede teilweise Wiedergabe ist als solche zu
kennzeichnen.

Die ausstellende Technische Bewertungsstelle kann diese Europdische Technische Bewertung
widerrufen, insbesondere nach Unterrichtung durch die Kommission gemafR Artikel 25 Absatz 3 der
Verordnung (EU) Nr. 305/2011.
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3.1

3.2

3.3
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Technische Beschreibung des Produkts

Das fischer Injektionssystem FIS AB fliir Mauerwerk ist ein Verbundduibel (Injektionstyp), der
aus einer Mortelkartusche mit fischer Injektionsmértel FIS AB, FIS AB Low Speed und FIS AB
High Speed, einer Injektions-Ankerhiilse und einer Ankerstange mit Sechskantmutter und
Unterlegscheibe oder einer Innengewinde-Ankerstange besteht. Die Stahlteile bestehen aus
verzinktem Stahl, nichtrostendem Stahl oder hochkorrosionsbestandigem Stahl.

Die Ankerstange wird in ein mit Injektionsmortel gefilltes Bohrloch gesetzt und durch den
Verbund zwischen Stahlteil, Injektionsmortel und Mauerwerk verankert.

Die Produktbeschreibung ist in Anhang A angegeben.

Spezifizierung des Verwendungszwecks gemdB dem anwendbaren Europaischen
Bewertungsdokument

Von den Leistungen in Abschnitt3 kann nur ausgegangen werden, wenn der Dubel
entsprechend den Angaben und Bedingungen nach Anhang B verwendet wird.

Die Prif- und Bewertungsmethoden, die dieser Europaischen Technischen Bewertung zu
Grunde liegen, fuhren zur Annahme einer Nutzungsdauer des Dibels von mindestens
50 Jahren. Die Angabe zur Nutzungsdauer kann nicht als Garantie des Herstellers ausgelegt
werden, sondern ist lediglich ein Hilfsmittel zur Auswahl des richtigen Produkts in Bezug auf die
erwartete wirtschaftlich angemessene Nutzungsdauer des Bauwerks.

Leistung des Produkts und Angaben der Methoden ihrer Bewertung

Mechanische Festigkeit und Standsicherheit (BWR 1)

Wesentliches Merkmal Leistung
Charakteristische Werte fiir Widerstand Siehe Anhang C1 bis C 26
Verschiebungen Siehe Anhang C 27
Dauerhaftigkeit Siehe Anhang B 2

Brandschutz (BWR 2)

Wesentliches Merkmal Leistung

Brandverhalten Klasse A1

Hygiene, Gesundheit und Umweltschutz (BWR 3)

Wesentliches Merkmal Leistung

Inhalt, Emission und/oder Freisetzung von gefahrlichen
Stoffen

Leistung nicht bewertet

Angewandtes System zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestindigkeit mit
der Angabe der Rechtsgrundlage

Gemall dem Europaischen Bewertungsdokument EAD 330076-00-0604 gilt folgende
Rechtsgrundlage: [97/177/EG].

Folgendes System ist anzuwenden: 1

8.06.04-94/21
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Fiir die Durchfilhrung des Systems zur Bewertung und Uberpriifung der
Leistungsbestindigkeit erforderliche technische Einzelheiten gemaR anwendbarem
Europaischen Bewertungsdokument

Technische Einzelheiten, die fur die Durchfuhrung des Systems zur Bewertung und
Uberprifung der Leistungsbestandigkeit notwendig sind, sind Bestandteil des Prifplans, der
beim Deutschen Institut flir Bautechnik hinterlegt ist.

Ausgestellt in Berlin am 8. Juni 2021 vom Deutschen Institut fiir Bautechnik

Dipl.-Ing. Beatrix Wittstock Beglaubigt
Referatsleiterin Baderschneider
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Einbauzustande Teil 1

Ankerstangen mit Injektions-Ankerhiilse FIS H K; Montage in Loch- und Vollsteinen

Vorsteckmontage: Montage mit Putziberbrickung

s

tﬁ:
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-t

GroBe der Injektions-Ankerhiilse: FIS H 12x85 K FISH16x130 K FIS H 20x130 K
FIS H 16x85 K FIS H 20x85 K FIS H 20x200 K

Innengewindeanker FIS E mit Injektions-Ankerhiilse FIS H K; Montage in Loch- und Volisteinen

Vorsteckmontage: Montage mit Putziberbriickung

Abbildungen nicht maBstablich

het = Effektive Verankerungstiefe tir = Dicke der nichttragenden Schicht (z.B. Putz)
tix = Dicke des Anbauteils

fischer Injektionssystem FIS AB fir Mauerwerk

Produktbeschreibung Anhang A 1
Einbauzustand Teil 1, Montage in Loch- und Vollsteinen;
Ankerstange und Innengewindeanker mit Injektions-Ankerhulse
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Einbauzustande Teil 2

Vorsteckmontage:
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Ankerstangen ohne Injektions-Ankerhiilse FIS H K; Montage in Vollsteinen und Porenbeton

Durchsteckmontage: Ringspalt mit Mértel verfallt
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Montage mit
Putziberbriickung

Vorsteckmontage:

Innengewindeanker FIS E ohne Injektions-Ankerhiilse FIS H K; Montage in Vollsteinen und Porenbeton

Montage mit PutzUberbrickung

Abbildungen nicht maBstablich

ho = Bohrlochtiefe
hef

Effektive Verankerungstiefe

to = Dicke der nichttragenden Schicht (z.B. Putz)

thix

Dicke des Anbauteils

fischer Injektionssystem FIS AB fir Mauerwerk

Produktbeschreibung

Einbauzustand Teil 2, Montage in Vollsteinen und Porenbeton.
Ankerstange und Innengewindeanker ohne Injektions-Ankerhilse

Anhang A 2

753127.21
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Ubersicht Systemkomponenten Teil 1

Mértelkartusche (Shuttlekartusche) mit Verschlusskappe

@ GroBen: 350 ml, 360 ml, 390 ml, 550 ml, 825 ml

Aufdruck: fischer FIS AB oder FIS AB Low Speed oder FIS AB High
Speed, Verarbeitungshinweise, Haltbarkeitsdatum, Gefahrenhinweise,
Kolbenwegskala (optional), Ausharte- und Verarbeitungszeiten
(temperaturabhangig), GréBe, Volumen

‘IIII|IIII|IIII|IIII‘HH‘\IH‘HII|HII‘IIHMIH‘HH‘III ‘IIH|H\\‘H\\‘IIH‘HIIIH\I‘I\\I‘I\\I‘II\I|IIII’IIIIIIIII|IIII|IIII}III\‘IH\‘]H\‘IIII‘IIH|HH‘HH‘IH\'IH”IIH’

Mortelkartusche (Koaxialkartusche) mit Verschlusskappe

@ GroBen: 100 ml, 150 ml, 300 ml, 380 ml, 400 ml, 410 m|
Autdruck: fischer FIS AB oder FIS AB Low Speed oder FIS AB High Speed,

mm——  Verarbeitungshinweise, Haltbarkeitsdatum, Gefahrenhinweise,
[NMWL Kolbenwegskala (optional), Aushérte- und Verarbeitungszeiten
\

—

(temperaturabhéngig), GréBe, Volumen
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Statikmischer MR Plus mit Verlédngerung

i i — |
Statikmischer 5 I_x]

Verlangerung e ——

Reinigungsbiirste BS

Ausblaser ABG oder ABP ‘

No. 83300

Abbildungen nicht maf3stablich

fischer Injektionssystem FIS AB fir Mauerwerk

Produktbeschreibung

Ubersicht Systemkomponenten Teil 1: Kartusche / Statikmischer / Reinigungszubehér

Anhang A 3

753127.21
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Ubersicht Systemkomponenten Teil 2

fischer Ankerstange

@ |

| GroBen:

M8, M10, M12

Innengewindeanker FIS E

GréBen:

11x85 M6 / M8
15x85 M10/M12

Injektions-Ankerhilse FIS H K

Gr6Ben:

GroBen:

FIS H 12x85 K
FISH 16x85 K
FIS H 20x85 K

FISH 16x130 K
FIS H 20x130 K
FIS H 20x200 K

Unterlegscheibe

®

Sechskantmutter

®

O)
A /

Abbildungen nicht maBstablich

fischer Injektionssystem FIS AB fir Mauerwerk

Produktbeschreibung

Ubersicht Systemkomponenten Teil 2: Stahlteile, Injektions-Ankerhiilse

Anhang A 4

753127.21
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Tabelle A5.1:

Werkstoffe

Teil |Bezeichnung

Material

1 |Mortelkartusche

Méortel, Harter, Fillstoffe

, Hochkorrosionsbe-

Stahl Nichtrostender Stahl R standiger Stahl HCR
geman EN 10088-1:2014 | gemafl EN 10088-1:2014

verzinkt der Korrosionswider- der Korrosionswider-

standsklasse CRC Il nach
EN 1993-1-4:2015

standsklasse CRC V nach
EN 1993-1-4:2015

2 |Ankerstange

Festigkeitsklasse
4.8; 5.8 oder 8.8;
EN ISO 898-1: 2013
verzinkt = 5um,

EN ISO 4042:2018
Zn5/An(A2K)
oder feuerverzinkt
EN ISO 10684:2004
fuc £ 1000 N/mm?
As > 8% Bruchdehnung

Festigkeitsklasse
50, 70 oder 80
EN ISO 3506-1:2009
1.4401; 1.4404; 1.4578;
1.4571;1.4439; 1.4362;
1.4062; 1.4662; 14462;
EN 10088-1:2014
fuk < 1000 N/mm?
As > 8% Bruchdehnung

Festigkeitsklasse
50 oder 80
EN ISO 3506-1:2009
oder Festigkeitsklasse 70
mit fyk= 560 N/mm?
1.4565; 1.4529
EN 10088-1:2014
fuc £ 1000 N/mm?
As > 8% Bruchdehnung

Unterlegscheibe
ISO 7089:2000

verzinkt = 5um,
EN ISO 4042:2018
Zn5/An(A2K)
oder feuerverzinkt
EN I1SO 10684:2004

1.4401; 1.4404;
1.4578; 1.4571;
1.4439; 1.4362;
EN 10088-1:2014

1.4565;1.4529
EN 10088-1:2014

4 |Sechskantmutter

Festigkeitsklasse 5 oder 8;
EN ISO 898-2:2012
verzinkt = S5um,

EN ISO 4042:2018
Zn5/An(A2K)
oder feuerverzinkt
ISO 10684:2004

Festigkeitsklasse
50, 70 oder 80
EN ISO 3506-1:2020
1.4401; 1.4404;
1.4578; 1.4571;
1.4439; 1.4362;
EN 10088-1:2014

Festigkeitsklasse
50, 70 oder 80
EN ISO 3506-1:2009
1.4565; 1.4529
EN 10088-1:2014

FISE

Innengewindeanker

Festigkeitsklasse 5.8
EN 10277-1:2008-06
verzinkt = 5um,
EN ISO 4042:2018
Zn5/An(A2K)

Festigkeitsklasse 70
EN ISO 3506-1:2020
1.4401; 1.4404;
1.4578; 1.4571;
1.4439; 1.4362;
EN 10088-1:2014

Festigkeitsklasse 70
EN ISO 3506-1:2009
1.4565; 1.4529
EN 10088-1:2014

Handelsiibliche
Schraube oder
6 |Gewindestange fir

FISE

Innengewindeanker

Festigkeitsklasse
5.8 oder 8.8;
EN ISO 898-1:2013
verzinkt = 5um,
EN ISO 4042:2018
Zn5/An(A2K)

Festigkeitsklasse 70
EN ISO 3506-1:2020
1.4401; 1.4404;
1.4578; 1.4571;
1.4439; 1.4362;
EN 10088-1:2014

Festigkeitsklasse 70
EN ISO 3506-1:2009
1.4565; 1.4529
EN 10088-1:2014

7 |Injektions-Ankerhilse

PP / PE

fischer Injektionssystem FIS AB fir Mauerwerk

Produktbeschreibung
Werkstoffe

Anhang A 5

753127.21
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Spezifizierung des Verwendungszwecks (Teil 1)
Tabelle B1.1: Ubersicht Nutzungs- und Leistungskategorien

fischer Injektionssystem FIS AB fiir Mauerwerk
Bohrlocherstellung durch
Hammerbohren alle Steine
Bohrlocherstellung durch
Drehgangbohren alle Steine
Statische und quasi-statische .
. alle Steine
Belastung im Mauerwerk
Nutzungs- Trockenes oder alle Steine
kategorie nasses Mauerwerk
Injektions-Ankerhllse mit
Ankerstange oder
Innengewindeanker
(in Loch- und Vollsteinen)
Ankerstange oder
\é?;iizcg Innengewindeanker GréBen: FISH 12x85 K
Montageart 9 (in Vollstein und Porenbeton) FIS H 16x85 K
FISH 16x130 K
FIS H 20x85 K
FIS H 20x130 K
FIS H 20x200 K
Durchsteck- Ankerstange
montage (in Vollstein und Porenbeton)
. Kategorie d/d
Einbau- Kategorie w/d alle Steine
bedingungen .
Kategorie w/w
Einbaurichtung D3 (horizontale und vertikale Montage nach unten,sowie Uberkopfmontage)
Einbautemperatur Timin = 0 °C bis Timax = +40 °C
Gebrauchs- Temperatur- -40 °C bis +80 °C (maximale Kurzzeittemperatur +80 °C;
temperaturbereiche bereich Tb maximale Langzeittemperatur +50 °C)

fischer Injektionssystem FIS AB fir Mauerwerk

Verwendungszweck Annex B 1
Spezifizierung (Teil1)
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Spezifizierung des Verwendungszweck (Teil 2)

Beanspruchung der Verankerung:

Statische oder quasi-statische Lasten

Verankerungsgrund:

Mauerwerk aus Vollsteinen (Nutzungskategorie b) und Mauerwerk aus Porenbeton (Nutzungskategorie d),
entsprechend Anhang B 10

Mauerwerk aus Hohlblécken und Lochsteinen (Nutzungskategorie c), entsprechend Anhang B 10

Far die minimale Bauteildicke gilt het+30mm

Mértel mindestens Druckfestigkeitsklasse M2,5 geman EN 998-2:2010

Fir andere Steine in Vollsteinmauerwerk, Lochsteinmauerwerk oder Porenbeton darf die
charakteristische Tragféhigkeit der Dibel durch Baustellenversuche nach EOTA Technical Report

TR 053 unter Berlicksichtigung des B-Faktors nach Anhang C 27, Tabelle C27.1 ermittelt werden.

Hinweis (gilt nur fir Vollsteine und Porenbeton):
Die charakteristischen Tragfahigkeiten gelten auch fiir gréBere Steinformate, groBere Druckfestigkeiten

und gréBere Rohdichten der Mauersteine.

Temperaturbereiche:

Thb: von - 40 °C bis +80 °C (max. Kurzzeit-Temperatur +80 °C und max. Langzeit-Temperatur +50 °C)

Anwendungsbedingungen (Umweltbedingungen):

X1: Bauteile unter den Bedingungen trockener Innenraume

(verzinkter Stahl, nichtrostender Stahl oder hochkorrosionsbestéandiger Stahl)

X2: Bauteile im Freien, einschlieBlich Industrieatmosphare und Meeresndhe oder in Feuchtrdumen, wenn
keine besonders aggressiven Bedingungen vorliegen (nichtrostender Stahl oder
hochkorrosionsbesténdiger Stahl)

X3: Bauteile im Freien oder in Feuchtrdumen, wenn besonders aggressive Bedingungen vorliegen

(hochkorrosionsbestandiger Stahl)

Hinweis: Besonders aggressive Bedingungen sind z. B. stédndiges, abwechselndes Eintauchen in
Meerwasser oder der Bereich der Spritzzone von Meerwasser, chlorhaltige Atmosphére in
Schwimmbadhallen oder Atmosphére mit extremer chemischer Verschmutzung (z.B. in Rauchgas-

Entschwefelungsanlagen oder StraBentunneln, in denen Enteisungsmittel verwendet werden).

fischer Injektionssystem FIS AB fir Mauerwerk

Verwendungszweck Annex B 2
Spezifizierung (Teil 2)

753127.21
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Spezifizierung des Verwendungszweck (Teil 2 fortgesetzt)

Bemessung:

- Die Bemessung der Verankerung erfolgt in Ubereinstimmung mit EOTA Technical Report TR 054,
Bemessungs-methode A unter der Verantwortung eines auf dem Gebiet der Verankerungen und des
Mauerwerks erfahrenen Ingenieurs.

Glltig fur alle Steine, falls keine anderen Werte spezifiziert sind:

NRrk = NRkpb = NRrk,p

VRk = VRkb = VRkc

FOr die Berechnung fUr das Herausziehen eines Steines unter Zuglast Nrk,pb 0der

das Herausdriicken eines Steines unter Querlast Vrk,pb siche EOTA Technical Report TR 054.
NRk,s, VRk,s und M%s siehe Anhang C1-C3

Faktoren fur Baustellenversuche und Verschiebungen siehe Anhang C27

+ Unter Berucksichtigung des im Bereich der Verankerung vorhandenen Mauerwerks, den zu verankernden
Lasten sowie der Weiterleitung dieser Lasten im Mauerwerk sind prifbare Berechnungen und
Konstruktionszeichnungen anzufertigen. Auf den Konstruktionszeichnungen ist die Lage der Dibel

anzugeben.

Einbau:

+ Kategorie d/d: - Installation und Verwendung in trockenem Mauerwerk

+ Kategorie w/w: - Installation und Verwendung in trockenem und nassem Mauerwerk

+ Kategorie w/d: - Installation in nassem Mauerwerk und Verwendung in trockenem Mauerwerk

+ Bohrlocherstellung siehe Anhang C (Bohrverfahren)

+ Im Fall von Fehlbohrungen sind diese zu vermdrteln.

+ Uberbriickung von nichttragenden Schichten (z.B. Putz) bei Lochsteinmauerwerk siehe Anhang B 6,
Tabelle B6.1

+ Einbau des Dibels durch entsprechend geschultes Personal unter Aufsicht des Bauleiters

+ Befestigungsschrauben oder Ankerstangen (einschlieBlich Mutter und Unterlegscheibe) missen den
zugehdrigen Materialien und Festigkeitsklassen fiir den fischer Innengewindeanker FIS E entsprechen.

+ Aushértezeiten sieche Anhang B 7, Tabelle B7.2

+ Handelsibliche Gewindestangen, Unterlegscheiben und Sechskantmuttern dirfen ebenfalls verwendet
werden, wenn die folgenden Anforderungen erfillt werden:
Materialabmessungen und mechanische Eigenschaften der Metallteile entsprechend den Angaben aus
Anhang A 5, Tabelle A5.1.
Bestatigung der Material- und mechanischen Eigenschaften der Metallteile durch ein Prifzeugnis 3.1
geman EN 10204:2004, die Dokumente missen aufbewahrt werden.
Markierung der Ankerstange mit der vorgesehenen Verankerungstiefe. Dies darf durch den Hersteller
oder durch eine Person auf der Baustelle erfolgen.

fischer Injektionssystem FIS AB fir Mauerwerk

Verwendungszweck Annex B 3
Spezifizierung (Teil 2 fortgesetzt)
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Tabelle B4.1: Montagekennwerte fir Ankerstangen in Vollsteinen und Porenbeton ohne
Injektions-Ankerhilse

Ankerstange Gewinde M8 M10 M12
Bohrernenndurchmesser do [mm] 10 12 14
Effektive Verankerungstiefe ho,min=hetmin [Mm] 100

he') in Porenbeton ho,max=hefmax [mm] 200

Effektive Verankerungstiefe het,min [Mm] 50

het') in Vollziegel -

(Bohrlochtiefe ho = hef) hetmax [Mm] h-30, <200
Durchgangsloch Vorsteck di<[mm] 9 12 14
im Anbauteil Durchsteck di<[mm] 11 14 16
Durchmesser der Stahibiirste db = [mm] Siehe Tabelle B7.1

Maximales Montagedrehmoment Tinst [NM] Siehe Steinkennwerte

by hefmin < het £ hetmax ist mdglich.

fischer Ankerstangen M8, M10, M12 Gewinde Pragung

L

N C - O

‘ A
Pragung (an beliebiger Stelle) fischer Ankerstange:

Stahl galvanisch verzinkt FK" 8.8 e oder + | Stahl feuerverzinkt FK" 8.8 .
Hochkorrosionsbestandiger Stahl HCR FKY 50 . Hochkorrosionsbestandiger Stahl HCR FK" 70 -
Hochkorrosionsbestandiger Stahl HCR FK" 80 ( Nichtrostender Stahl R FK" 50 ~
Nichtrostender Stahl R FK") 80 X

Alternativ:  Farbmarkierung nach DIN 976-1:2016 " FK = Festigkeitsklasse

Einbauzustand:

Setztiefenmarkierung

di
& @T

NN

Abbildungen nicht maBstablich

fischer Injektionssystem FIS AB fir Mauerwerk

Verwendungszweck Annex B 4
Montagekennwerte fir Ankerstangen ohne Injektions-Ankerhilse

753127.21 8.06.04-94/21



Elektronische Kopie der ETA des DIBt: ETA-17/0352

Seite 14 der Européaischen Technischen Bewertung
ETA-17/0352 vom 8. Juni 2021

Deutsches
Institut

fur
Bautechnik

Tabelle B5.1: Montagekennwerte fir Innengewindeanker FIS E in Vollsteinen und
Porenbeton ohne Injektions-Ankerhilse

Innengewindeanker FIS E 11x85M6 | 11x85M8 | 15x85M10 | 15x85 M12

Ankerdurchmesser dn [mm] 11 15

Bohrernenndurchmesser do [mm] 14 18

Ankerlange Lu [mm] 85

Effektive Verankerungstiefe ho = het [mm] 85

Durchmesser der Stahlblrste db=[mm] siehe Tabelle B7.1

Maximales Montagedrehmoment Tinst [Nm] siehe Steinkennwerte

Durchgangsloch im Anbauteil dt [mm] 7 9 12 14

Einschraubtiefe ,IE'mm {mm! 6 8 10 12
lE.max [MM] 60

fischer Innengewindeanker FIS E

FIS E 11x85 M6, FIS E 11x85 M8

-
420mm__

-

FIS E 15x85 M10, FIS E 15x85 M12
L

H >
120 mm

G?co =1
=12

Prééu
Préagung:

M‘IO/__
M12

GroBe, z.B. M8, nichtrostender Stahl: R, z.B. M8 R, hochkorrosionsbesténdiger Stahl: HCR, z.B. M8 HCR

Einbauzustand:

@ TIF\S!

Abbildungen nicht maBstablich

fischer Injektionssystem FIS AB fir Mauerwerk

Verwendungszweck

Montagekennwerte fir Innengewindeanker FIS E ohne Injektions-Ankerhilse

Annex B 5

753127.21
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Tabelle B6.1: Montagekennwerte fir Ankerstangen und Innengewindeanker FIS E mit
Injektions-Ankerhulsen (Vorsteckmontage)

Injektions-Ankerhiilse FIS H K 12x85 | 16x85 | 16x130% | 20x85 | 20x130? | 20x200
Bohrernenndurchmesser do [mm] 12 16 20
do = DHUIse,nom
Bohrlochtiefe ho [mm] 90 90 135 90 135 205

. , het,min [MmM] 65 85 110 85 110 180
Effektive Verankerungstiefe hetmax [mm] 85 35 130 a5 130 200
AnkergréBe [-] M8 M8 und M10 M12
GroBe des Innengewindeankers FIS E 11x85 15x85
Durchmesser der Stahlblrste’ db 2 [mm] siehe Tabelle B7.1
Maximales Montagedrehmoment ~ Tinst [NmM] siehe Steinkennwerte

D Nur fir Vollsteine und massive Bereiche in Lochsteinen.

2 Uberbriickung von nichttragenden Schichten (z.B. Putz) ist mdglich. Bei Reduzierung der effektiven
Verankerungstiefe hetmin missen die Werte der néchst kiirzeren Injektions-Ankerhilse des selben
Durchmessers verwendet werden. Der kleinere charakteristische Wert ist maBgebend

Injektions-Ankerhiilsen
FIS H 12x85 K; FIS H 16x85 K; FIS H 16x130 K;

FIS H 20x85 K; FIS H 20x130 K; FIS H 20x200 K L ifitse
- Markierung
Markierung: O
GréBe Drilse,nom X LHiilse D 4 e
(z.B.: 16x85) —n
fischer Innengewindeanker FIS E
FIS E 11x85 M6, FIS E 11x85 M8 FIS E 15x85 M10, FIS E 15x85 M12
- LH > — |_H -
20 mm
~20mm,. ]
= '@?c;\ S| [ i ) 2
Y == — |5's
Pragung-——
Einbauzusténde:
Ankerstange mit Injektions-Ankerhulse Innengewindeanker mit Injektions-Ankerhulse
1 by - eyl ey b
| B2 = 1B B
d

f

{8

Ty Yy

Abbildungen nicht maf3stablich

fischer Injektionssystem FIS AB fir Mauerwerk

Verwendungszweck Annex B 6
Montagekennwerte fir Ankerstangen und Innengewindeanker FIS E mit Injektions-
AnkerhUlse (Vorsteckmontage)
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Tabelle B7.1: Kennwerte der Reinigungsburste BS (Stahlbirste mit Stahlborsten)

Die GrdBe der Reinigungsbirste bezieht sich auf den Bohrernenndurchmesser

Bohrdurchmesser do [mm] 10 12 14 16 18 20

Birstendurchmesser db [mm] 11 14 16 20 20 25

I

Nur fir Vollsteine und Porenbeton

Tabelle B7.2: Maximale Verarbeitungszeiten und minimale Aushéartezeiten
(Die Temperatur im Mauerwerk darf wahrend der Aushartung des Mortels
den angegebenen Mindestwert nicht unterschreiten)

, Maximale Verarbeitungszeit Minimale Aushartezeit V

Temperatur im twork teure

VORNKELER I TEISAB | roama | FISAB | FISAB | rcaon | FISAB
High Speed ? Low Speed ? |High Speed ® Low Speed 2

> 0 bis 5 5 min 13 min 20 min 90 min 3h 6h

> 5 bis 10 3 min 9 min 20 min 45 min 90 min 3h

> 10 bis 20 1 min 5 min 10 min 30 min 60 min 2h

> 20 bis 30 - 4 min 6 min - 45 min 60 min

> 30 bis 40 - 2 min 4 min - 35 min 30 min

) In nassen Steinen muss die Aushértezeit verdoppelt werden
2 Minimale Kartuschentemperatur +5°C
3 Minimale Kartuschentemperatur +0°C

Abbildungen nicht maBstablich

fischer Injektionssystem FIS AB fir Mauerwerk

Verwendungszweck Annex B 7
Reinigungsbirste (Stahlblrste)
Maximale Verarbeitungszeiten und minimale Aushértezeiten
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Montageanleitung Teil 1
Montage in Vollsteinen und Porenbeton (ohne Injektions-Ankerhtlsen)

1 |6 N ! Bohrloch erstellen (Bohrverfahren siehe Anhang C des jeweiligen Steines)
.. Bohrlochtiefe he und Bohrdurchmesser do siehe Tabelle B4.1; B5.1
:,L‘."'_' T Bohrloch zweimal
5 o mfa”m [ ausblasen, zweimal
ARSI : - ausbirsten, und nochmal
AR 2x zweimal ausblasen.
3 Abdeckkappe entfernen und Statikmischer aufschrauben (die Mischspirale im
Statikmischer muss deutlich sichtbar sein).
Einen etwa 10 cm langen
L Strang auspressen, bis
4 K:(;tiursw(;rtl:; rAﬁ:sn ress- der Mortel gut durch-
geré?le on P mischt ist. Nicht grau ge-
g gen. farbter Mértel hartet nicht
aus und ist zu verwerfen.
Ca. 2/3 des BOhrl.OChS Bei Durchsteckmontage
vom Grund her mit (nicht FIS E) den
5 Mértel verfillen 1. Rinaspalt mit Mrtel
Lufteinschlisse verf% ”‘én
vermeiden. )
e
B
' nY Nur saubere und dlfreie Stahlteile verwenden. Ankerstange mit
. - g Setztiefenmarkierung versehen. Die Ankerstange oder den Innengewindeanker
6 | FIS E von Hand unter leichten Drehbewegungen einschieben. Nach dem
B e - Erreichen der Setztiefenmarkierung muss Uberschussmértel aus dem
¢ hemmor e B Bohrlochmund austreten.
4 s !‘ =)
'A. 'T; <
7 Mirimaie Auehartezei Montage des Anbares,
siehe Tabelle B7.2 et

) Genaue Fillmengen siehe Montageanleitung des Herstellers.

fischer Injektionssystem FIS AB fir Mauerwerk

Verwendungszweck Annex B 8
Montageanleitung (ohne Injektions-Ankerhllsen) Teil 1
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Montageanweisung Teil 2
Montage in Voll- und Lochsteinen mit Injektions-Ankerhilse (Vorsteckmontage)

Bohrloch erstellen
ol [of [ b '(D‘E;%rg:er(f?r;reesn-aeh? Bei der Montage von Injektions-Ankerhilsen in
VA ' 'ang JWellIgeN| y/olisteinen oder massiven Bereichen von
1 g Steines). Lochsteinen ist das Bohrloch durch Ausblasen und
LA ol £ e Bohrlochtiefe ho und Bi o
1 |- . ursten zu reinigen.
A - Bohrdurchmesser do
siehe Tabelle B6.1
= @u==
2 wwwusd | Abdeckkappe entfernen und Statikmischer aufschrauben (die Mischspirale im
R === | Statikmischer muss deutlich sichtbar sein).
. e | = I
Einen etwa 10 cm langen
= \ Kartusche in ein Strang_ auspressen, bis
3 geeignetes Auspress- der Mdrtel gut durch-
gerat legen rr__nscht |st_._ Nlcht__grau ge-
’ farbter Mortel hartet nicht
aus und ist zu verwerfen.
Eglasgfgggigsﬁ?gz:' Die Injektions-Ankerhllse
4 Oberflzche des Mauer- vollstandig vom Grund
) des Bohrlochs her mit
werks oder Putzes in Mértel verfillen”
das Bohrloch stecken. ’
Nur saubere und odlfreie Stahlteile verwenden. Ankerstange mit
Setztiefenmarkierung versehen. Die Ankerstange oder den Innengewindeanker
5 FIS E von Hand unter leichten Drehbewegungen bis zum Erreichen der
Setztiefenmarkierung (Ankerstange) bzw. oberflachenblindig
(Innengewindeanker) einschieben.
Nicht berlhren. .
6 Minimale Aushértezeit _l\rA ontgghe dSets AEbaUTe'Ift'
siehe Tabelle B7.2 inst Siehe Steinkennwerte

) Genaue Fillmengen siehe Montageanleitung des Herstellers.

fischer Injektionssystem FIS AB fir Mauerwerk

Verwendungszweck Annex B 9
Montageanleitung (mit Injektions-Ankerhilsen) Teil 2
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Tabelle B10.1: Ubersicht der geregelten Steine
Steinart / Bezeichnung Stelnab[n'::.:]sungen DrucE(':?;trEzI;elt fo ﬁ(l;:/t;tr?‘ :% Anhang
Voliziegel Mz
Voliziegel Mz INF 240x115x71 |  2120der20 | 21,8 | c4-c7
Kalksandvollstein KS / Kalksandlochstein KSL
. NF 240x115x71 2 12 oder 20 21,8 C8-C89
Kalksandvolistein KS
240x115x113 = 10 oder 20 21,8 Cc10-C 11
Kalksandlochstein KSL |3DF  240x175x113 = 12 oder 20 21,4 C12-C 13
Hochlochziegel HLz
240x175x113 =210 20,9 C14-C15
2DF 240x115x113 220 214 c16-C17
Hochlochziegel HLz 500x175x237 =210 21,0
c18-C19
370x240x237 210 21,0
370x250x245 z8 20,6 Cc20-C 21
Hohlblock aus Leichtbeton Hbl
oo aus 362x240x240 >4 >1,0 C22-C23
Porenbeton
Porenbeton PP2 / AAC =2 20,35
Porenbeton PP4/ AAC 500x300x250 24 20,5 C24-C26
Porenbeton PP6 / AAC 26 = 0,65
fischer Injektionssystem FIS AB fir Mauerwerk
Verwendungszweck Annex B 10
Ubersicht der geregelten Steine
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Rand- und Achsabstande
s, | Coin
: - & - - ag,NJ_
1 =1 %Wt
I R I I
| | |
| - O L
: L — — 2 1 | U;E
My Y
' - | @ |
! o L — 4
[ I
[ il
' C_=l|c_+|
| Cm|n min
I r T = 11T = 17 7
|
| © ||
|
| ‘ i
| | | @
| D %L
| ./
|
I e he ) Oy I
I I o.N
| o O |
| P - | — 2 aq.Vv ”
. |
I smin " ‘ Cmin
* Nur wenn die StoBfugen nicht vollstédndig vermértelt sind
Smin |1 = Minimaler Achsabstand parallel zur Lagerfuge
SminL = Minimaler Achsabstand senkrecht zur Lagerfuge
Serll = Charakteristischer Achsabstand parallel zur Lagerfuge
sorL = Charakteristischer Achsabstand senkrecht zur Lagerfuge
Ca=Cmn = Randabstand
ognNll = Gruppenfaktor bei Zuglast, Dibelanordnung parallel zur Lagerfuge
og,v = Gruppenfaktor bei Querlast, Dibelanordnung parallel zur Lagerfuge
agnL = Gruppenfaktor bei Zuglast, Dibelanordnung senkrecht zur Lagerfuge
agvL = Gruppenfaktor bei Querlast, Dibelanordnung senkrecht zur Lagerfuge
Firs2ser og=2
Fir smin< s < Ser  ag entsprechend Montagekennwerte der Steine
N9%k = agN*Nrk; VO9rk= agve*Vrc (Gruppe von 2 Ankern)
N9k = agnll e agnl e Nre  VIrk=ogv Il agvl VR (Gruppe von 4 Ankern)
fischer Injektionssystem FIS AB fir Mauerwerk
Verwendungszweck Annex B 11
Rand- und Achsabstande
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Tabelle B12.1: Ubersicht der Steinabmessungen fiir Loch- und Hohlblocksteine

Kalksandlochstein KSL, 3DF, EN 771-2:2015; z.B. KS Hochlochziegel HLz, EN 771-1:2015;

Wemding entsprechend Anhang C 12 z.B. Wienerberger entsprechend Anhang C 14
qn - I |_I D |
v ¥ E O D
A * y —
Yo}
Q | UHolde
o |
Y ‘,ﬂ +12<—J ’10_
& ‘:’ ~
Hochlochziegel HLz, 2DF, EN 771-1:2015; Hochlochziegel HLz, EN 771-1:2015;
z.B. Wienerberger entsprechend Anhang C 16 z.B.Wienerberger, Poroton entsprechend Anhang C 18
i i X FTo ~ e
! g ariarigricoro
< < — — | |=| | =
amufgjuig], J AdAUAUAL
UrUnl SUROAROAL
W — — —
T D D L[ TU UL
w — — — -
wn! |: |: af sl 1=l =
o
D, I: sy
¢ © Oououououc
i & B o W W W
! -8 d.8 s
-'.28M

Hohlblock aus Leichtbeton Hbl, EN 771-3:2015
entsprechend Anhang C 22

i

+| 37 L

Abbildungen nicht mafistablich

fischer Injektionssystem FIS AB fir Mauerwerk

Leistung Annex B 12
Ubersicht der Steinabmessungen fiir Loch- und Hohlblocksteine

753127.21 8.06.04-94/21



Elektronische Kopie der ETA des DIBt: ETA-17/0352

Seite 22 der Européaischen Technischen Bewertung

ETA-17/0352 vom 8. Juni 2021

Deutsches
Institut

fur
Bautechnik

unter Zugbeanspruchung

Tabelle C1.1: Charakteristische Werte fiir die Stahltragfahigkeit von Ankerstangen

Ankerstange M8 | M10 M12
Zugtragfidhigkeit, Stahlversagen
4.8 15(13) 23(21) 33
£ Stahl verzinkt 5.8 19(17) 29(27) 43
z
Xo Festigkeit 8.8 29(27) 47(43) 68
S & Nichtrostender kIeS GRS g | IKN] 19 29 43
S 2 Stahl Rund asse
T Hochkorrosions- 70 26 41 59
= pestandiger
Stahl HCR 80 30 47 68
Tellsicherheitsbeiwerte?
4.8 1,50
@ = Stahlverzinkt 5.8 1,50
2 estioket 8.8 1,50
© « Nichtrostender | SSUIREIS 1 1 286
_C H
S 2 StahiRund  |<lasse
@ & Hochkorrosions- 70 1,502 /1,87
= bestandiger
Stahl HCR 80 1,60

) Falls keine abweichenden nationalen Regelungen existieren
2 Nur far fischer FIS A aus hochkorrosionsbestéandigem Stahl HCR

3 Die Werte in Klammern gelten fir unterdimensionierte Standard-Gewindestangen mit geringerem
Spannungsquerschnitt As flir feuerverzinkte Gewindestangen geman EN ISO 10684:2004+AC:2009.

fischer Injektionssystem FIS AB fir Mauerwerk

Leistung

Charakteristische Stahltragfahigkeiten von Ankerstangen unter Zugbeanspruchung

Anhang C 1

753127.21
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Tabelle C2.1: Charakteristische Werte fir die Stahltragfahigkeit von Ankerstangen
unter Querzugbeanspruchung

Ankerstange | M8 | M10 | M12

Querzugtragfahigkeit, Stahlversagen

ohne Hebelarm

4.8 9(8) 14(13) 20
£ Stahl verzinkt 5.8 11(10) 17(16) 25
£ 88 15(13) 23(21) 34
gé Nichtrostender Eleaztsl%kelts- 50 | [kN] 9 15 21
5 g Stahl R und
© Hochkorrosions- 70 13 20 30
= bestandiger I T P -
Stah| HCR oV 1o [4%] (ol
mit Hebelarm
4.8 15(13) 30(27) 52
& Stahl verzinkt 5.8 19(16) 37(33) 65
< % o 8.8 30(26) 60(53) 105
S § Nichtrostender Elzzts'%ke'ts' 50 |INm] 19 37 65
& @ StahlRund
8 Hochkorrosions- 70 26 52 92
= bestandiger
Stahl HCR 80 30 60 105
Teilsicherheitsbeiwerte?
4.8 1,25
[ Stahl verzinkt 5.8 1,25
2 g 8.8 1,25
o = N Festigkeits-
2 = Nichtrostender -
0 50 | [ 2,38
S = stahlRund  |lasse
‘@ 2 Hochkorrosions- 70 1,257 /1,56
F  bestandiger
Stahl HCR 80 1,33

") Falls keine abweichenden nationalen Regelungen existieren
2)Nur fur fischer FIS A aus hochkorrosionsbestéandigem Stahl HCR

% Die Werte in Klammern gelten fir unterdimensionierte Standard-Gewindestangen mit geringerem
Spannungsquerschnitt As fiir feuerverzinkte Gewindestangen geman EN ISO 10684:2004+AC:2009.

fischer Injektionssystem FIS AB fir Mauerwerk

Leistung Anhang C 2
Charakteristische Stahltragfahigkeiten von Ankerstangen unter Querzugbeanspruchung
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Tabelle C3.1: Charakteristische Werte fiur die Stahltragfahigkeit von
Innengewindeankern FIS E unter Zug- / Querzugbeanspruchung

fischer Innengewindeankern FIS E | M6 | M8 | om0 [ M2
Zugtragfidhigkeit, Stahlversagen
Festigkeits-
Charakteristischer klasse 5.8 10 18 29 42
Widerstand NRi,s o [kN]
mit Schraube Festigkeits- R 14 26 41 59
klasse 70 HCR 14 26 41 59
Teilsicherheitsbeiwerte
Festigkeits- 58 1,50
Teilsicherheits- klasse ]
beiwert eN Eogtigkeits- R 1,87
klasse 70 HCR 1,87
Querzugtragfahigkeit, Stahlversagen
ohne Hebelarm
Festigkeits-
Charakteristischer klassge 5.8 S 9 15 21
Widerstand VRks . [kN]
mit Schraube Festigkeits- _ R ’/ 13 20 30
klasse 70  HCR 7 13 20 30
mit Hebelarm
Eles“gke”s' 5.8 8 19 37 65
Charakt. MO asse (N
Widerstand " Festigkeits- R 11 26 52 92
klasse 70 HCR 11 26 52 92
Teilsicherheitsbeiwerte?
Festigkeits- 58 1,25
Teilsicherheits- klasse ]
beiwert MV Eostigkeits- R 1,56
klasse 70 HCR 1,56

') Falls keine abweichenden nationalen Regelungen existieren

fischer Injektionssystem FIS AB fir Mauerwerk

Leistung Anhang C 3
Charakteristische Stahltragfahigkeiten von fischer Innengewindeanker FIS E
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Vollziegel Mz, NF, EN 771-1:2015
Hersteller z.B. Wienerberger
Lédnge L | Breite B | Héhe H
Nennmarie MM %40 | 2115 | =71
Dichte p [kg/dmd] 21,8
Druckfestigkeit fo [N/mm?] 212/220
Norm oder Anhang EN 771-1:2015
Tabelle C4.1: Installationsparameter mit Randabstand c=100mm
Ankerstange M8 M10 M12 -
Innengewindeanker FIS E - - - M61 1v°=M8
11x85
Ankerstangen und Innengewindeanker FIS E ohne Injektions-Ankerhiilse
Effeki 50 50 50
Ve?a:l\::rungstiefe e [mm] 80 80 80 85
200 200 200
it o Tisi [Nm] 10 4 10
Allgemeine Installationsparameter
Randabstand Crmin 100 100
Randabstand her=200 Cmin 150 -
Smin |I,N 60 60
het=200 Smin I, [mm] 240 n)
g‘gggn q Smin IV 240 240
Ser I 240 240
Sorl = Smin L 75 75
Bohrverfahren
Hammerbohren mit Hartmetall-Hammerbohrer
1) Leistung nicht bewertet
Tabelle C4.2:  Gruppenfaktoren
Ankerstange M8 M10 M12 -
. M6 M8
Innengewindeanker FIS E - - -
11x85
Randabstand Cmin [mm] 100
ognN Il 1,5
ogv Il 2,0
het=200 og N Il 1,5
he=200 og,v Il 2,0
Gruppenfaktor []
ogN L 2,0
ogvL 2,0
het=200 agnL 2,0
her=200 og,v.L 2,0
fischer Injektionssystem FIS AB fir Mauerwerk
Leistung Anhang C 4
Vollziegel Mz NF, Abmessungen, Installationsparameter c=100mm
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Vollziegel Mz, NF, EN 771-1:2015
Tabelle C5.1: Charakteristischer Widerstand unter Zuglast fir Randabstand c=100mm
Ankerstange M8 M10 M12 -
Innengewindeanker i i i M6 | M8
FISE 11x85
Zuglast Nrk [kN] in Abhangigkeit von der Druckfestigkeit fo (Temperaturbereich 50/80°C)
Druck- Nutzungs- Eftektive Verankerungstiefe hes[mm]
festigkeit fo  |kategorie 2 50 50 | 80 | 200 | 50 | 80 | 200 85
 1oN/mme P | w/d 2,5 20 [ 30 | 75 | 20 | 35 | 50 35
- d/d 4,0 35 | 50 | 120 | 3,0 | 55 | 8,0 55
wiw \ w/d 3,5 30 | 45 | 11,0 3,0 | 50 | 7,0 5,0
2 20N/mm?
d/d 55 50 | 7,0 | 120 | 45 | 8,0 | 11,5 8,0
Tabelle C5.2: Charakteristischer Widerstand unter Querlast fir Randabstand ¢c=100mm
Ankerstange M8 M10 M12 -
Innengewindeanker i i i M6 M8
FISE 11x85
Querlast Vrk [KN] in Abhangigkeit von der Druckfestigkeit f, (Temperaturbereich 50/80°C)
Druck- Nutzungs- Effektive Verankerungstiefe hes[mm]
festigkeit fo  |kategorie 250 250 200 250 200 85
> 1oNmme [ Wi 2,5 4,0 8,5 4,0 115 2,5
d/d
/ /d
> 20N/mm? [ V‘(’jl dW 4,0 6,0 12,0 55 12,0 4,0
Faktor fur Baustellenversuche und Verschiebungen siehe Anhang C27
fischer Injektionssystem FIS AB fir Mauerwerk
Leistung Anhang C 5
Vollziegel Mz NF, Charakteristischer Widerstand unter Zug- und Querlast c=100mm
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Bautechnik

Vollziegel Mz, NF, EN 771-1:2015
Tabelle C6.1: Installationsparameter mit red. Randabstand c=60mm
Ankerstange M8 M10 M12 -
M6 M8
Innengewindeanker FIS E - - -
11x85
Ankerstangen und Innengewindeanker FIS E ohne Injektions-Ankerhulse
. 50 50 50
\E/g?;r:ll\(/:rungstiefe Pt [mm] 100 100 100 85
200 200 200
Max. Montage- Tt [Nm] 10 4 | 10
Allgemeine Installationsparameter
Randabstand Crmin 60
Randabstand he=200 Crmin 60
Smin 1l,n 80
het=200 Smin II,n 80
Achs- TR 80
abstand Ser I 3X hef
Smin L 80
Ser L 3X het
Bohrverfahren
Hammerbohren mit Hartmetall-Hammerbohrer
Tabelle C6.2: Gruppenfaktoren
Ankerstange M8 M10 M12 -

. M6 M8
Innengewindeanker FIS E - - - 11x85
Randabstand Cmin [mm] 60

ogN 0,6
ogyv Il 1,3
her=200 oigN Il 1,4
Gruppenfaktor het=200 ag,v Il 3 1,5
ogN L 0,3
ogyv L 1,3
het=200 agn L 2,0
her=200 ogv L 1,1
fischer Injektionssystem FIS AB fir Mauerwerk
Leistung Anhang C 6
Vollziegel Mz NF, Abmessungen, Installationsparameter c=60mm
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fir

Vollziegel Mz, NF, EN 771-1:2015

Tabelle C7.1: Charakteristischer Widerstand unter Zuglast fir red. Randabstand c=60mm

Ankerstange M8 M10 M12 -
Innengewindeanker Mé M8
FIS E ) i ) 11x85
Zuglast Nrk [kN] in Abhangigkeit von der Druckfestigkeit f, (Temperaturbereich 50/80°C)

Druck- Nutzungs Effektive Verankerungstiefe her [mm)]
festigkeit fo |kategorie 50 100 50 | 100 | 200 | 50 | 100 | 200 85
P T lwd| 20 20 [ 20 |25 ] -V [ 20 |25 ]| -V -

dd 3,0 4,0 3,0 4,0 9,5 3,0 4,0 9,5 -0
R lwd| 25 3,0 25 135 -0 [ 3035 ] -9 -1
- dd 4,5 55 45 | 55 12 4,5 55 12 -

" Leistung nicht bewertet

Tabelle C7.2: Charakteristischer Widerstand unter Querlast fir red. Randabstand c=60mm

Vollziegel Mz NF, Charakteristischer Widerstand unter Zug- und Querlast c=60mm

Ankerstange M8 M10 M12 -
Innengewindeanker i i i Mé M8
FISE 11x85
Querlast Vrk [kN] in Abhangigkeit von der Druckfestigkeit f, (Temperaturbereich 50/80°C)

Druck- Nutzungs Effektive Verankerungstiefe het[mm]

festigkeit fo kategorie 50 100 50 | 100 | 200 | 50 | 100 | 200 85
> 12N/mm? W/WdldW/d 1,2 30 | 20|30 15| 15|30 ] 30 )

w/iw | w/d
2 20N/mm? pyr 1,5 4,5 30 | 45 | 25 | 20 45 | 45 -0
" Leistung nicht bewertet
Faktor flr Baustellenversuche und Verschiebungen siehe Anhang C27
fischer Injektionssystem FIS AB fir Mauerwerk
Leistung Anhang C 7
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Bautechnik

Kalksandvolistein KS, NF, EN 771-2:2015

Kalksandvollstein KS, NF, EN 771-2:2015

Hersteller -
Lange L | Breite B | H6he H
Nennmalfie [mm]
2240 2115 271
Dichte p [kg/dm3] 21,8
Druckfestigkeit fo  [N/mm?] =212/220

Norm oder Anhang

EN 771-2:2015

Kalksandvollstein KS, NF, Abmessungen, Installationsparameter

Tabelle C8.1: Installationsparameter
Ankerstange M3 M10 M12 -
M6 M8
Innengewindeanker FIS E - - -
gewl 11x85
Ankerstangen und Innengewindeanker FIS E ohne Injektions-Ankerhiilse
Effok 50 50 50
ektive
Verankerungstiefe et |[mm] 100 100 100 85
-1 200 200
Max. Montage- :
drehmoment Tinst [Nm] 5 15 15 3 5
Allgemeine Installationsparameter
Randabstand Cmin 60
Smin |l 80
Achs- Scr ll [mm] 3X het
abstand Smin L 80
Sch_ 3X hef
Bohrverfahren
Hammerbohren mit Hartmetall-Hammerbohrer
1) Leistung nicht bewertet
Tabelle C8.2: Gruppenfaktoren
Ankerstange M8 M10 M12 -
M6 M8
| indeanker FIS E - - -
nnengewindeanker 11x85
Olg,N ” 0,7
Il 1,3
Gruppenfaktor ekl [-]
agN L 2,0
Olg, Vv 1 2,0
fischer Injektionssystem FIS AB flir Mauerwerk
Leistung Anhang C 8
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Kalksandvollstein KS, NF, EN 771-2:2015
Tabelle C9.1: Charakteristischer Widerstand unter Zuglast

Ankerstange M8 M10 M12 -
Innengewindeanker M6 | M8
FIS E B ) i 11x85
Zuglast Nrx [kN] in Abhéngigkeit von der Druckfestigkeit fo (Temperaturbereich 50/80°C)

Druck- Nutzungs- Effektive Verankerungstiefe het [mm]
festigkeit fo  |kategorie 50 100 50 | 100 | 200 | 50 | 100 | 200 85
> 1oN/mme LY lwd| 25 45 | 25 |35 |70 | 25|30 65 2,5

drd 4,0 8,0 4,0 55 12 4,0 4,5 12 4,0
> 20N/mm? w/w! w/d 3,5 6,5 3,5 4.5 10 3,5 4,0 9,5 3,5

did 6,0 11 6,0 8,0 12 6,0 6,5 12 6,0

Tabelle C9.2: Charakteristischer Widerstand unter Querlast

Ankerstange M8 M10 M12 -
Innengewindeanker ) i} . M6 | M8
FISE 11x85
Querlast Vrk [kN] in Abhangigkeit von der Druckfestigkeit f, (Temperaturbereich 50/80°C)
Druck- Nutzungs- Effektive Verankerungstiefe het[mm]
festigkeit fo  [kategorie 50 100 50 =100 50 2100 85
/ /d
» 1oN/mme | LW 15 3,0 1,2 2,0 12 2,0 1,2
dd
W/W| w/d
= 20N/mm? a4 2,5 4,0 1,5 3,0 1,5 3,0 1,5

Faktor fir Baustellenversuche und Verschiebungen siehe Anhang C27

fischer Injektionssystem FIS AB fir Mauerwerk

Leistung Anhang C9
Kalksandvollstein KS, NF, Charakteristischer Widerstand unter Zug- und Querlast
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Bautechnik

Kalksandvollstein KS, EN 771-2:2015

Kalksandvollstein KS, EN 771-2:2015
Hersteller
LangeL | Breite B | H6he H
N
ennmafie MmmI—540 115 113
Dichte p [kg/dm?] 21,8
Druckfestigkeit fo  [N/mm?] =210/z20
Norm oder Anhang EN 771-2:2015
OB
o«
Tabelle C10.1: Installationsparameter . 9%
Ankerstange M8 - M8 [M10| M8 | M10 - M1i2 M12
M6 | M8 M10 | M12
Innengewindeanker FIS E - l - - - -
11x85 15x85
Injektions-Ankerhiilse FISH K| 12x85 16x85 16x130 20x85 20x130

Ankerstangen und Innengewindeanker FIS E mit Injektions-Ankerhiilse FIS H K

drohmoment T [N 2
Allgemeine Installationsparameter
Randabstand Cmin 100
Smin |l 240
Ser 1] [mm] 240
Achsabstand
Smin L 115
Scr L 115
Bohrverfahren

Hammerbohren mit Hartmetall-Hammerbohrer

Tabelle C10.2: Gruppenfaktoren

Ankerstange M8 - M8 (M10| M8 M10 - M12 M12
. M6 | M8 M10 | M12
Innengewindeanker FIS E - - - - -
11x85 15x85
Injektions-Ankerhiilse FIS H K| 12x85 16x85 16x130 20x85 20x130
Gruppen- _OgN Il =ogyv ll 8 2,0
faktor agN L =ogy L 2,0

fischer Injektionssystem FIS AB fir Mauerwerk

Leistung Anhang c10
Kalksandvollstein KS, Abmessungen, Installationsparameter
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Bautechnik

Kalksandvollstein KS, EN 771-2:2015
Tabelle C11.1: Charakteristischer Widerstand unter Zuglast

Kalksandvollstein KS, Charakteristischer Widerstand unter Zug- und Querlast

Ankerstange M8 - M8 [M10| M8 [M10]| - M12 M12
M6 | M8 M10|M12
Innengewindeanker FIS E - - - - -
11x85 15x85
Injektions-Ankerhiilse FISH K| 12x85 16x85 16x130 20x85 20x130
Zuglast Nrk [kN] in Abhangigkeit von der Druckfestigkeit fo (Temperaturbereich 50/80°C)
I Nutzungs-
Druckfestigkeit fo kategorie
- 1oNmm? | | wd | 35 2,0 2,0 6,5 45
dd 6,0 3,5 3,5 8,5 7,0
> 20N/mm?2 wiw | w/d 5,0 3,0 3,0 8,5 6,0
d/d 8,5 55 5,0 8,5 8,5
Tabelle C11.2: Charakteristischer Widerstand unter Querlast
Ankerstange M8 - M8 [M10| M8 [M10| - M12 M12
M6 | M8 M10 | M12
| i ker FIS E - - - - -
nnengewindeanker FIS 11x85 1585
Injektions-Ankerhiilse FIS H K| 12x85 16x85 16x130 20x85 20x130
Querlast Vrk [KN] in Abhdngigkeit von der Druckfestigkeit f, (Temperaturbereich 50/80°C)
o Nutzungs-
Druckfestigkeit fo kategorie
wiw | w/d
2 10N/mm?
mm 34 3,0 3,5
w/w | w/d
= 20N/mm? 4
34 5 55
Faktor fir Baustellenversuche und Verschiebungen siehe Anhang C27
fischer Injektionssystem FIS AB fir Mauerwerk
Leistung Anhang C 11
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Bautechnik

Kalksandlochstein KSL, 3DF, EN 771-2:2015

Kalksandlochstein KSL, 3DF, EN 771-2:2015

Hersteller z. B. KS Wemding
LangeL | Breite B | H6he H
Nennmafe mm
(mm] 240 175 113
Dichte p [kg/dm?] 21,4
Druckfestigkeit fo  [N/mm?] 212/220
Norm oder Anhang EN 771-2:2015

OUO ‘é\‘ Steinabmessung
OO= Y siehe auch Anhang
Ole]OIEERL
‘ [ T
‘-1455 12“ V
Tabelle C12.1: Installationsparameter 2] -
Ankerstange M8 M8 [M10| M8 [m10]| - M12 M12
M6 | M8 M10|M12
Innengewindeanker FIS E - - - - -
11x85 15x85
Injektions-Ankerhiilse FIS H K| 12x85 16x85 16x130 20x85 20x130
Ankerstangen und Innengewindeanker FIS E mit Injektions-Ankerhiilse FIS H K
Max. Montage- :
drehmoment Tinst | [Nm] 2
Allgemeine Installationsparameter
Randabstand Cmin 60 80
Smin |l 100
Achsabstand Ser Il [mm] 240
eheabstan Smin L 115
Ser L 115
Bohrverfahren
Hammerbohren mit Hartmetall-Hammerbohrer
Tabelle C12.2: Gruppenfaktoren
Ankerstange M8 M8 |M10| M8 | M10 - M12 M12
M6 | M8 M10|M12
Innengewindeanker FIS E - - - - -
11x85 15x85
Injektions-Ankerhiilse FIS H K| 12x85 16x85 16x130 20x85 20x130
Gruppen_ Olg,N Il = Olg,V Il [ ] 1,5
faktor agN L =ogy L 2,0
fischer Injektionssystem FIS AB fir Mauerwerk
Leistung Anhang C 12
Kalksandlochstein KSL, 3DF, Abmessungen, Installationsparameter
8.06.04-94/21
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Bautechnik

Kalksandlochstein KSL, 3DF, EN 771-2:2015
Tabelle C13.1: Charakteristischer Widerstand unter Zuglast

Ankerstange M8 - M8 [M10| M8 [M10]| - M12 M12
M6 | M8 M10|M12
Innengewindeanker FIS E - - - - -
11x85 15x85
Injektions-Ankerhiilse FISH K| 12x85 16x85 16x130 20x85 20x130
Zuglast Nrk [kN] in Abhangigkeit von der Druckfestigkeit fo (Temperaturbereich 50/80°C)
I Nutzungs-
Druckfestigkeit fo kategorie
P | wd | 25 2,5 3,0 3,0 3,0
d/d 2,5 3,0 3,5 3,5 3,5
> 20N/mm?2 wiw | w/d 4,0 4,5 55 55 55
d/d 4,5 5,0 6,0 6,0 6,0

Tabelle C13.2: Charakteristischer Widerstand unter Querlast

Ankerstange M8 - M8 [M10| M8 [M10| - M12 M12
M6 | M8 M10 | M12
| i ker FIS E - - - - -
nnengewindeanker FIS 11x85 15x85
Injektions-Ankerhiilse FISH K| 12x85 16x85 16x130 20x85 20x130
Querlast Vrk [KN] in Abhdngigkeit von der Druckfestigkeit f, (Temperaturbereich 50/80°C)
N Nutzungs-
Druckfestigkeit fo kategorie
wiw | w/d
2 12N/mm?2 2 4
d/d & &
/ /d
2 20N/mm2 | dl dW 45 |40 7,5

Faktor fir Baustellenversuche und Verschiebungen siehe Anhang C27

fischer Injektionssystem FIS AB fir Mauerwerk

Leistung Anhang C 13
Kalksandlochstein KSL, 3DF, Charakteristischer Widerstand unter Zug- und Querlast
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Bautechnik

Hochlochziegel HLz, EN 771-1:2015

Hochlochziegel HLz, EN 771-1:2015

Hersteller z.B. Wienerberger
Lange L | Breite B | Hohe H
Nennmalfe [mm]
240 175 113
Dichte p [kg/dm?3] 20,9
Druckfestigkeit fo  [N/mm?] =210
Norm oder Anhang EN 771-1:2015

o ==
= I:I - D Steinabmessung siehe auch
ﬁ{’,l D 5 D D O Anhang B12
of & 10
N 12— .‘ .
s
Tabelle C14.1: Installationsparameter
Ankerstange M8 - M8 [M10] M8 [M10 - M12 M12
M6 | M8 M10 | M12
| indeanker FIS E - - - - -
nnengewindeanker 11x85 15x85
Injektions-Ankerhiilse FIS H K| 12x85 16x85 16x130 20x85 20x130
Ankerstangen und Innengewindeanker FIS E mit Injektions-Ankerhiilse FIS H K
Max. Montage- .
drehmoment Tinst | [Nm] 2
Allgemeine Installationsparameter
Randabstand Cmin 100
Smin |l 240
Ser II| [mm] 240
Achsabstand
Smin L 115
Scr L 115
Bohrverfahren
Hammerbohren mit Hartmetall-Hammerbohrer
Tabelle C14.2: Gruppenfaktoren
Ankerstange M8 M8 (M10| M8 |M10 - M12 M12
M6 | M8 M10 | M12
| indeanker FIS E - - - - -
nnengewindeanker 11x85 15x85
Injektions-Ankerhiilse FIS H K| 12x85 16x85 16x130 20x85 20x130
Gruppen- Ogn Il =agvll [ 2,0
faktor OgN L= oy L 2,0
fischer Injektionssystem FIS AB fir Mauerwerk
Leistung Anhang C 14

Hochlochziegel HLz, Abmessungen, Installationsparameter
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Bautechnik

Hochlochziegel HLz, EN 771-1:2015

Tabelle C15.1: Charakteristischer Widerstand unter Zuglast

Hochlochziegel HLz, Charakteristischer Widerstand unter Zug- und Querlast

Ankerstange M8 - M8 [M10| M8 [M10]| - M12 M12
M6 | M8 M10|M12
Innengewindeanker FIS E - l - - - -
11x85 15x85
Injektions-Ankerhiilse FISH K| 12x85 16x85 16x130 20x85 20x130
Zuglast Nrk [kN] in Abhangigkeit von der Druckfestigkeit fo (Temperaturbereich 50/80°C)
I Nutzungs-
Druckfestigkeit fo kategorie
- 1oNmm? | | wid 3,5 35 4,5
dd 4,0 3,5 5,0
Tabelle C15.2: Charakteristischer Widerstand unter Querlast
Ankerstange M8 - M8 [M10| M8 [M10]| - M12 M12
M6 | M8 M10 [M12
I i ker FIS E - - - - -
nnengewindeanker FIS 11x85 15x85
Injektions-Ankerhiilse FISH K| 12x85 16x85 16x130 20x85 20x130
Querlast Vrk [kKN] in Abhangigkeit von der Druckfestigkeit f, (Temperaturbereich 50/80°C)
S Nutzungs-
Druckfestigkeit fo kategorie
> toNmme | | W 4,0 55 6.0
- d/d ) L) E)
Faktor fir Baustellenversuche und Verschiebungen siehe Anhang C27
fischer Injektionssystem FIS AB fir Mauerwerk
Leistung Anhang C 15
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Bautechnik

Hochlochziegel HLz, 2DF, EN 771-1:2015

113

Tabelle C16.1: Installationsparameter

Hochlochziegel HLz, 2DF, EN 771-1:2015

Hersteller z. B. Wienerberger
LangeL | Breite B | H6he H
Nennmafe mm
(mm] 240 115 113
Dichte p [kg/dm?®] 21,4
Druckfestigkeit fo  [N/mm?] 220

Norm oder Anhang

EN 771-1:2015

[y

115

305

»‘144
0
U

~|gle
]

O

1]

=12

240

Steinabmessung
siehe auch Anhang
B12

Ankerstange

M8

- M8

M12

Innengewindeanker FIS E

M6 | M8

11x85

M10

M12

15x85

Injektions-Ankerhiilse FIS H K

12x85

16x85

20x85

Ankerstangen und Innengewindeanker FIS E mit Injektions-Ankerhiilse FIS H K

Max. Montage-

drehmoment Tinst

[Nm]

2

Allgemeine Installationsparam

eter

Randabstand Cmin

80

Achs- Sor Il = Smin 1l

[mm]

240

abstand Sor L = Smin L

115

Bohrverfahren

Hammerbohren mit Hartmetall-Hammerbohrer

Tabelle C16.2: Gruppenfaktoren

Ankerstange

M8

- M8

M10

M12

Innengewindeanker FIS E

M6 M8

11x85

M10

M12

15x85

Injektions-Ankerhiilse FIS H K

12x85

16x85

20x85

Olg,N Il

I
Gruppenfaktor _Jev
Olg,N L

agyv L

fischer Injektionssystem FIS AB fir Mauerwerk

Leistung

Hochlochziegel HLz, 2DF, Abmessungen, Installationsparameter

Anhang C 16
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Bautechnik

Hochlochziegel HLz; 2DF, EN 771-1:2015
Tabelle C17.1: Charakteristischer Widerstand unter Zuglast

Ankerstange M8 - M8 | M10 - M12
_ M6 | Ms M10 | M12
Innengewindeanker FIS E - - -

11x85 15x85
Injektions-Ankerhiilse FIS H K 12x85 16x85 20x85
Zuglast Nrk [kKN] in Abhangigkeit von der Druckfestigkeit fo (Temperaturbereich 50/80°C)
S Nutzungs-
Druckfestigkeit fo kategorie
/ /d 2, 3,0
> 20Nmme | | W 35 >
d/d 4,0 2,5 3,0

Tabelle C17.2: Charakteristischer Widerstand unter Querlast

Ankerstange M8 - M8 | M10 - M12
Innengewindeanker FIS E Mé M8 M10 | M12
9 11x85 15x85
Injektions-Ankerhiilse FIS H K 12x85 16x85 20x85
Querlast Vrk [KN] in Abhangigkeit von der Druckfestigkeit f, (Temperaturbereich 50/80°C)
S Nutzungs-
Druckfestigkeit fo kategorie
/ /d
2 20N/mm?  — Wdldw 7.5 4,0 4,5 8,5

Faktor fir Baustellenversuche und Verschiebungen siehe Anhang C27

fischer Injektionssystem FIS AB fir Mauerwerk

Leistung Anhang C 17
Hochlochziegel HLz, 2DF, Charakteristischer Widerstand unter Zug- und Querlast
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Bautechnik

Hochlochziegel HLz, EN 771-1:2015

Hochlochziegel HLz, EN 771-1:2015
Hersteller z. B. Wienerberger, Poroton
LangeL | Breite B | H6he H

Nennmale [mm] 500 175 237
370 240 237

Dichte p [kg/dm?®] 21,0

Druckfestigkeit f»  [N/mm?] 210

Norm oder Anhang EN 771-1:2015

Steinab-
messung
siehe auch
Anhang B12
Tabelle C18.1: Installationsparameter
Ankerstange M8 - M12
M6 | M8 M10|M12
Innengewindeanker FIS E - - - - -
11x85 15x85
Injektions-Ankerhiilse FISH K| 12x85 16x85 16x130 20x85 20x130
Ankerstangen und Innengewindeanker FIS E mit Injektions-Ankerhulse FIS H K
Max. Montage- '
drehmoment Tinst | [Nm] 2
Allgemeine Installationsparameter
Randabstand Cmin 100
Smin Il 100
Achsabstand Sor Il| [mm] 500 (370)
chsabstan — 100
Scr L 240
Bohrverfahren
Hammerbohren mit Hartmetall-Hammerbohrer
Tabelle C18.2: Gruppenfaktoren
Ankerstange M8 - M8 |M10| M8 | M10 - M12 M12
Innengewindeanker FIS E M6 | M8 M10| M12
g 11x85 15x85
Injektions-Ankerhiilse FIS H K| 12x85 16x85 16x130 20x85 20x130
Gruppen_ Olg,N Il = Olg,V I
— | [ 1
faktor agN L = ogv L
fischer Injektionssystem FIS AB fir Mauerwerk
Leistung Anhang C 18

Hochlochziegel HLz, Abmessungen, Installationsparameter
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Hochlochziegel HLz, EN 771-1:2015

Tabelle C19.1: Charakteristischer Widerstand unter Zuglast

Hochlochziegel HLz, Charakteristischer Widerstand unter Zug- und Querlast

Ankerstange M8 - M8 [M10| M8 [M10]| - M12 M12
M6 | M8 M10|M12
Innengewindeanker FIS E - l - - - -
11x85 15x85
Injektions-Ankerhiilse FISH K| 12x85 16x85 16x130 20x85 20x130
Zuglast Nrk [kN] in Abhangigkeit von der Druckfestigkeit fo (Temperaturbereich 50/80°C)
I Nutzungs-
Druckfestigkeit fo kategorie
- 1oNmm? | | wid 0,9 25 3,0
dd 0,9 2,5 3,5
Tabelle C19.2: Charakteristischer Widerstand unter Querlast
Ankerstange M8 - M8 [M10| M8 [M10]| - M12 M12
M6 | M8 M10 [M12
I i ker FIS E - - - - -
nnengewindeanker FIS 11x85 15x85
Injektions-Ankerhiilse FISH K| 12x85 16x85 16x130 20x85 20x130
Querlast Vrk [kKN] in Abhangigkeit von der Druckfestigkeit f, (Temperaturbereich 50/80°C)
S Nutzungs-
Druckfestigkeit fo kategorie
wiw | w/d
2 10N/mm? 1,2 1,5 1,2 1,5
d/d
Faktor fir Baustellenversuche und Verschiebungen siehe Anhang C27
fischer Injektionssystem FIS AB fir Mauerwerk
Leistung Anhang C 19
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Hochlochziegel HLz, gefiillt mit Mineralwolle, EN 771-1:2015

EN 771-1:2015

Hochlochziegel HLz, gefiillt mit Mineralwolle,

Hersteller
LangeL | Breite B | H6he H
Nennmafe mm
[mm] 370 250 245
Dichte p [kg/dm?®] 20,6
Druckfestigkeit fo  [N/mm?] >8
Norm oder Anhang EN 771-1:2015

Hochlochziegel HLz, geflllt mit Mineralwolle, Abmessungen, Installationsparameter

5
_gl
Tabelle C20.1: Installationsparameter
Ankerstange M8 - M8 (M10| M8 |M10 - M12 M12 M12
M6 | M8 M10|M12
Innengewindeanker FIS E - - - - - -
11x85 15x85
Injektions-Ankerhiilse FIS H K| 12x85 16x85 16x130 20x85 20x130 | 20x200
Ankerstangen und Innengewindeanker FIS E mit Injektions-Ankerhiilse FIS H K
Max. Montage- :
drehmoment Tinst | [Nm] 2
Allgemeine Installationsparameter
Randabstand Crmin 250
Smin || 250
Achs- Ser 11| [mm] 250
abstand Smin L 245
Ser L 245
Bohrverfahren
Hammerbohren mit Hartmetall-Hammerbohrer
Tabelle C20.2: Gruppenfaktoren
Ankerstange M8 - M8 (M10| M8 (M10 - M12 M12 M12
M6 | M8 M10 M12
I i ker FISE - - - - - -
nnengewindeanker FIS 11x85 15x85
Injektions-Ankerhiilse FIS H K| 12x85 16x85 16x130 20x85 20x130 | 20x200
Olg,N Il
Il
Gruppenfaktor YoV [-] 2,0
Clg,N 1
Olg,V 4L
fischer Injektionssystem FIS AB fir Mauerwerk
Leistung Anhang C 20
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Tabelle C21.1: Charakteristischer Widerstand unter Zuglast

Hochlochziegel HLz, gefiillt mit Mineralwolle, EN 771-1:2015

Hochlochziegel HLz, geflllt mit Mineralwolle,
Charakteristischer Widerstand unter Zug- und Querlast

Ankerstange M8 - |mg|m10[ms8 [M10] - M12 | M12 | M2
M6 | M8 M10{M12
Innengewindeanker FIS E - I - - | - - -
11x85 15x85
Injektions-Ankerhiilse FIS H K| 12x85 16x85 16x130 20x85 20x130 | 20x200
Zuglast Nrk [kN] in Abhangigkeit von der Druckfestigkeit fo (Temperaturbereich 50/80°C)
I Nutzungs-
Druckfestigkeit fo kategorie
S aNmm? Y L wd | 20 15 25 2,0 3,0
dd 2,0 2,0 3,0 2,0 3,0
Tabelle C21.2: Charakteristischer Widerstand unter Querlast
Ankerstange M8 - |mg|m10|ms8 [M10] - M12 | M12 | M2
M6 | M8 M10|M12
I indeanker FIS E - - - - - -
nnengewindeanker 11x85 1585
Injektions-Ankerhiilse FISH K| 12x85 16x85 16x130 20x85 20x130 | 20x200
Querlast Vrk [kKN] in Abhangigkeit von der Druckfestigkeit f, (Temperaturbereich 50/80°C)
S Nutzungs-
Druckfestigkeit fo kategorie
saN/mme | W | wid 25 3,0 15
B d/d ’ ’ ’
Faktor fir Baustellenversuche und Verschiebungen siehe Anhang C27
fischer Injektionssystem FIS AB fir Mauerwerk
Leistung Anhang C 21
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Hohlblock aus Leichtbeton Hbl, EN 771-3:2015

Hohlblock aus Leichtbeton Hbl, EN 771-3:2015
Hersteller
LangeL | Breite B | H6he H
N
ennmale [mm] 262 540 540
Dichte p [kg/dm?] 21,0
Druckfestigkeit fo  [N/mm?] 24
Norm oder Anhang EN 771-3:2015
P
3
Steinabmessung
S siehe auch Anhang
%‘ B12
T
. ‘ ~ 37 L8]
Tabelle C22.1: Installationsparameter 3 362 N
Ankerstange M8 M8 |M10| M8 | M10 - M12 M12
M6 | M8 M10|M12
Innengewindeanker FIS E - - - - -
11x85 15x85
Injektions-Ankerhiilse FIS H K| 12x85 16x85 16x130 20x85 20x130
Ankerstangen und Innengewindeanker FIS E mit Injektions-Ankerhiilse FIS H K
Max. Montage- :
drehmoment Tinst | [Nm] 2
Allgemeine Installationsparameter
Randabstand Cin 60
Ach Smin |l [ ] 100
chs- mm
abstand Sor |l 362
Smin L = Scr 1 240
Bohrverfahren
Hammerbohren mit Hartmetall-Hammerbohrer
Tabelle C22.2: Gruppenfaktoren
Ankerstange M8 M8 M8 |M10 - M12 M12
M6 | M8 M10 | M12
| i ker FISE - - - - -
nnengewindeanker FIS 11x85 15x85
Injektions-Ankerhiilse FIS H K| 12x85 16x85 16x130 20x85 20x130
Olg,N 1] 1 ,2
Il 1,1
Gruppenfaktor oV [-]
Clg,N 1
2,0
Olg,v 1
fischer Injektionssystem FIS AB fir Mauerwerk
Leistung Anhang C 22

Hohlblock aus Leichtbeton Hbl, Abmessungen, Installationsparameter
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Hohlblock aus Leichtbeton Hbl, EN 771-3:2015
Tabelle C23.1: Charakteristischer Widerstand unter Zuglast

Hohlblock aus Leichtbeton Hbl, Charakteristischer Widerstand unter Zug und Querlast

Ankerstange M8 - M8 [M10| M8 [M10]| - M12 M12
M6 | M8 M10|M12
Innengewindeanker FIS E - l - - - -
11x85 15x85
Injektions-Ankerhiilse FISH K| 12x85 16x85 16x130 20x85 20x130
Zuglast Nrk [kN] in Abhangigkeit von der Druckfestigkeit fo (Temperaturbereich 50/80°C)
I Nutzungs-
Druckfestigkeit fo kategorie
> AN/mm? w/w ‘ w/d 3,0
dd 3,0
Tabelle C23.2: Charakteristischer Widerstand unter Querlast
Ankerstange M8 - M8 [M10| M8 [M10]| - M12 M12
M6 | M8 M10 [M12
I i ker FIS E - - - - -
nnengewindeanker FIS 11x85 15x85
Injektions-Ankerhiilse FISH K| 12x85 16x85 16x130 20x85 20x130
Querlast Vrk [kKN] in Abhangigkeit von der Druckfestigkeit f, (Temperaturbereich 50/80°C)
S Nutzungs-
Druckfestigkeit fo kategorie
wiw | w/d
2 4N/mm? 2
d/d 0
Faktor fiir Baustellenversuche und Verschiebungen siehe Anhang C27
fischer Injektionssystem FIS AB fir Mauerwerk
Leistung Anhang C 23
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Porenbeton, EN 771-4:2015
Porenbeton, EN 771-4:2015
Hersteller z. B. Ytong
Dichte p [kg/dm®]| 20,35 20,5 20,65
Druckfestigkeit fo [N/mm?] 22 24 26
Norm oder Anhang EN 771-4:2015
Tabelle C24.1: Installationsparameter
Ankerstange M8 M10 M12 - -
M6 M8 M10 | M12
Innengewindeanker FIS E - - -
11x85 15x85
Ankerstangen und Innengewindeanker FIS E ohne Injektions-Ankerhiilse
Effektive
Verankerungstiefe het [[mm]{ 100 200 100 200 100 200 85
Max. Montage- |\l 1 8 > | 12| 2 | 16 1 2
drehmoment
Allgemeine Installationsparameter
Randabstand Crmin 100
Scr Il = Smin 250
her=200mm
Smin |l 80
her=200mm
Achs- Ser Il[[mm] S he
abstand Sor L = Smin L 250
het=200mm
SminL 80
her=200mm
Sch_ 3)( hel
Bohrverfahren
Hammerbohren mit Hartmetall-Hammerbohrer
fischer Injektionssystem FIS AB fir Mauerwerk
Leistung Anhang C 24
Porenbeton (zylindrisches Bohrloch), Abmessungen, Installationsparameter
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Tabelle C25.1: Gruppenfaktoren fiir Porenbeton (Druckfestigkeit fo = 2 N/mm?)

Ankerstange M8 M10 M12 - -
M6 M8 M10 | M12
Innengewindeanker FIS E - - - |
11x85 15x85

het=200 cigN Il 1,6 - 1)
het=200 Olg,v ] 1,1 -1 1)
Olg,N ”, Olg,vV 1] 2

Gruppenfaktor -

PP her=200 oig,nL H 1,6 ny 1)

het=200 og,v.L 0,8 -1 _1)
Olg,N J_, OLg,VJ_ 2

" Leistung nicht bewertet

Tabelle C25.2: Gruppenfaktoren fiir Porenbeton (Druckfestigkeit fo = 4 N/mm?2)

Ankerstange M8 M10 M12 - -
M6 M8 M10 | M12
Innengewindeanker FIS E - - - |
11x85 15x85

he=200 ogn Il 0,7 ) )
het=200 Olg,v I 2,0 -0 -1
ognN 1, agyv Il 2

Gruppenfaktor -

PP her=200 oig,nL [ 0,7 -1 1)

her=200 og,v L 1,2 ) )
COlg,N J_, OLg,VJ_ 2

" Leistung nicht bewertet

Tabelle C25.3: Gruppenfaktoren fiir Porenbeton (Druckfestigkeit fo = 6 N/mm?)

Porenbeton, Gruppenfaktoren

Ankerstange M8 M10 M12 - -
Mé M8 | M10 | M12
Innengewindeanker FIS E - - - |
11x85 15x85
her=200 cig,N Il 0,7 ny 1)
hei=200 aig,v I 2.0 - )
Olg,N ”, Olg,v Il 2
Gruppenfaktor -
PP hei=200 oig,NL 1 0,7 ) )
het=200 og,vL 1,2 R )
cagN L, ogv L 2
" Leistung nicht bewertet
fischer Injektionssystem FIS AB fiir Mauerwerk
Leistung Anhang C 25
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Porenbeton, EN 771-4:2015
Tabelle C26.1: Charakteristischer Widerstand unter Zuglast

Ankerstange

M8

M10

M12

Innengewind
FISE

eanker

M6

Ma

M10 | M12

11x85

15x85

Zuglast Ngk [k

N] in Abhangigkeit von der Druckfestigkeit fo (Temperaturbereich 50/80°C)

Druck- Nutzungs- Effektive Verankerungstiefe her[mm]
festigkeit fo  |kategorie 100 200 100 200 100 200 85
> 2 N/mm?2 w/w ‘ w/d 1,5 2,0 1,5 3,0 1,5 3,0 1,5 1,5
d/d 1,5 3,0 1,5 3,5 2,0 4,0 1,5 1,5
o (WW[wd|[ 20 | 15 | 25 | 35 | 25 | 35 2,0 1,5
s d/d 2,0 3,0 3,0 5,0 25 5,0 2,0 1,5
> 6 N/mm?2 w/w ‘ w/d 3,0 2,5 4,5 5,0 4,5 7,0 3,5 2,5
d/d 3,5 4,0 5,0 7,0 5,0 9,0 3,5 2,5
Tabelle C26.2: Charakteristischer Widerstand unter Querlast
Ankerstange M8 M10 M12 - -
Innengewindeanker i i i M6 M8 M10 | M12
FISE 11x85 15x85

Querlast Vrk [kN] in Abhéngigkeit von der Druckfestigkeit f, (Temperaturbereich 50/80°C)

Druck- Nutzungs- Effektive Verankerungstiefe het [mm]

festigkeit fo  kategorie | 100 200 100 200 100 200 85

> 2 Nymme || wid 12 | 12 | 12 | 12 | 15 | 1.2 1,2 15

d/d

/ /d

>4 N/mm? [ V‘;ldw o5 | 20 | 20 | 20 | 25 | 20 2,0 25
/ /d

>6 N/mm? |— "‘;ldw 30 | 25 | 30 | 30 | 35 | 40 25 3,5

Faktor fir Baustellenversuche und Verschiebungen siehe Anhang C27

fischer Injektionssystem FIS AB fir Mauerwerk

Leistung Anhang C 26

Porenbeton, Charakteristischer Widerstand unter Zug- und Querlast
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B-Faktoren fir Baustellenversuche; Verschiebungen
Tabelle C27.1: B-Faktoren fur Baustellenversuche

Nutzungskategorie w/w und w/d d/id
Temperaturbereich 50/80 50/80
Material GroBe
M8 0,57
M10 0,59
Vollsteine FiS bt ae 0.6 0,96
FIS E 15x85 0,62
FIS H 16x85 K 0,55
Lochsteine Alle GréBen 0,86 0,96
Porenbeton (AAC) Alle GroéBen 0,73 0,81

Tabelle C27.2: Verschiebungen

Material N 3No SNeo \% 3Vo 8V
[kN] [mm] [mm] [kN] [mm] [mm]
Vollsteine und Porenbeton NRk 0,03 0.06 VRk 0.82 0.88
her=100mm 1,4 * YMm 1,4 * YMm
. NRk VR
Lochsteine _ 0,48 0,06 _ 1,71 2,56
1 ,4 * 'YMm 1 ,4 * 'YMm
Vollstein Mz NF Nrk VR
Anhang C4-C 7 EWErTS 0.74 1,48 VR 1,23 1,85
Vollstein KS NF Nrk VRk
Anhang C 8- C 9 Tt | OF o4 A |7 il
Porenbeton (AAC) he=200 mm Nrk Vrk
Anhang C 24 — C 26 14 um 1,03 2,06 14 ym 1,25 1,88

Fur Verankerung in Porenbeton (AAC) ist der Teilsicherheitsbeiwert yuaac anstelle von yunm zu verwenden

fischer Injektionssystem FIS AB fir Mauerwerk

Leistung Anhang C 27
B-Faktoren fur Baustellenversuche; Verschiebungen

753127.21 8.06.04-94/21



