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Die Europaische Technische Bewertung wird von der Technischen Bewertungsstelle in ihrer
Amtssprache ausgestellt. Ubersetzungen dieser Europaischen Technischen Bewertung in andere
Sprachen mussen dem Original vollstédndig entsprechen und missen als solche gekennzeichnet sein.

Diese Europaische Technische Bewertung darf, auch bei elektronischer Ubermittlung, nur vollstandig und
ungekulrzt wiedergegeben werden. Nur mit schriftlicher Zustimmung der ausstellenden Technischen
Bewertungsstelle kann eine teilweise Wiedergabe erfolgen. Jede teilweise Wiedergabe ist als solche zu
kennzeichnen.

Die ausstellende Technische Bewertungsstelle kann diese Europdische Technische Bewertung
widerrufen, insbesondere nach Unterrichtung durch die Kommission gemafR Artikel 25 Absatz 3 der
Verordnung (EU) Nr. 305/2011.
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Technische Beschreibung des Produkts

Gegenstand dieser Europaischen Technischen Bewertung ist der nachtraglich eingemoértelte
Anschluss von Betonstahl mit dem "Mapei Injektionssystem Mapefix EP 50 fir
Bewehrungsanschliisse" durch Verankerung oder Ubergreifungssto in vorhandene
Konstruktionen aus Normalbeton auf der Grundlage der technischen Regeln fir den
Stahlbetonbau.

Fur den Bewehrungsanschluss wird Betonstahl mit einem Durchmesser ¢ von 8 bis 40 mm
entsprechend Anhang A und dem Injektionsmortel Mapefix EP 50 verwendet. Das Stahlteil wird
in ein mit Injektionsmortel gefulltes Bohrloch gesteckt und durch Verbund zwischen dem
Stahlteil, dem Injektionsmdortel und dem Beton verankert.

Die Produktbeschreibung ist in Anhang A angegeben.

Spezifizierung des Verwendungszwecks gemidR dem anwendbaren Europaischen
Bewertungsdokument

Von den Leistungen in Abschnitt3 kann nur ausgegangen werden, wenn der Dubel
entsprechend den Angaben und unter den Randbedingungen nach Anhang B verwendet wird.

Die Prif- und Bewertungsmethoden, die dieser Europaischen Technischen Bewertung zu
Grunde liegen, fihren zur Annahme einer Nutzungsdauer des Bewehrungsanschlusses von
mindestens 50 Jahren. Die Angabe der Nutzungsdauer kann nicht als Garantie des Herstellers
verstanden werden, sondern ist lediglich ein Hilfsmittel zur Auswahl des richtigen Produkts in
Bezug auf die angenommene wirtschaftlich angemessene Nutzungsdauer des Bauwerks.

Leistung des Produkts und Angaben der Methoden ihrer Bewertung

Mechanische Festigkeit und Standsicherheit (BWR 1)

Wesentliches Merkmal Leistung
Charakteristischer Widerstand unter statischen und Siehe Anhang C 1
quasi-statische Lasten

Brandschutz (BWR 2)
Wesentliches Merkmal Leistung
Brandverhalten der Klasse A1
Feuerwiderstand Siehe Anhang C 2

Angewandtes System zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestindigkeit mit
der Angabe der Rechtsgrundlage

Gemall dem Europédischen Bewertungsdokument EAD Nr. 330087-00-0601 gilt folgende
Rechtsgrundlage: [96/582/EG].

Folgendes System ist anzuwenden: 1

8.06.01-166/21
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Fiir die Durchfilhrung des Systems zur Bewertung und Uberpriifung der
Leistungsbestindigkeit erforderliche technische Einzelheiten gemaR anwendbarem
Europaischen Bewertungsdokument

Technische Einzelheiten, die fur die Durchfuhrung des Systems zur Bewertung und
Uberprifung der Leistungsbestandigkeit notwendig sind, sind Bestandteil des Kontrollplans, der
beim Deutschen Institut flir Bautechnik hinterlegt ist.

Ausgestellt in Berlin am 6. September 2021 vom Deutschen Institut fiir Bautechnik

Dipl.-Ing. Beatrix Wittstock Beglaubigt
Referatsleiterin Baderschneider

Z81739.21
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Installation fiir nachtraglichen
Bewehrungsanschluss

Bild A1: UbergreifungsstoR fir
Bewehrungsanschliisse von Platten und Balken

Bild A3: Endverankerung von Platten oder Balken
(z.B. gelenkig gelagert bemessen)
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Bild A5: Verankerung von Bewehrung zur
Deckung der Zugkraftlinien

Zugkraftlinie

A/ Hullkurve

. v Med/z +Neg
2 Eb,mL b /

Bild A2: UbergreifungsstoR einer biegebeanspruchten
Stitze oder Wand an ein Fundament

soN MY
v

Bild A4: Bewehrungsanschliisse iiberwiegend auf
Druck beanspruchter Bauteile

Anmerkung zu Bild A1 bis A5:

In den Bildern ist keine Querbewehrung dargestellt; die
nach EN 1992-1-1:2004+AC:2010 erforderliche
Querbewehrung muss vorhanden sein.

Vorbereitung der Fugen gemaf Anhang B 2

Mapei Injektionssystem Mapefix EP 50 fiir Bewehrungsanschliisse

Produktbeschreibung Anhang A 1
Einbauzustand und Anwendungsbeispiele fur Bewehrungsanschlisse mit
Betonstahl

781741.21 8.06.01-166/21
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Mapei Injektionssystem Mapefix EP 50:

Injektions-Mortel: Mapefix EP 50

Aufdruck: Mapefix EP 50,
Verarbeitungshinweise, Chargennummer,
Haltbarkeitsdatum, Gefahrenbezeichnung,
Hartungs- und Verarbeitungszeiten
(Temperaturabh&ngig), Optional mit

Kolbenwegsskala

Typ “side-by-side”:
440 ml, 585 ml und 1400 ml -
Kartusche

Statikmischer

Verfiillstutzen und @
Mischerverldngerung

B I TR I i i e

Betonstahl: @8, 210, 812, 214, 916, 620, 922, 624, 625, 928, 832, 34, 336, 940

T T

e el e e e Ul Ul el Ul
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Mapei Injektionssystem Mapefix EP 50 fiir Bewehrungsanschliisse

Produktbeschreibung Anhang A 2
Injektionsmértel / Statikmischer / Betonstahl / Zuganker ZA
Z81741.21 8.06.01-166/21
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Betonstahl: 28, 210, 912, 914, 216, 920, 622, 224, 925, 928, 232, 234, 36, 240

B I I e e N N N I I I T T T T I I T e T T T I

+ Mindestwerte der bezogenen Rippenflache fr min gemarR EN 1992-1-1:2004+AC:2010
+ Die Rippenhdhe muss 0,05¢ < hrib < 0,07¢ betragen
(¢: Nomineller Durchmesser des Betonstahls; hriv: Rippenhdéhe des Betonstahls)

Tabelle A1: Werkstoffe

Ul G U U Ul T T e U U U U U . B T U AU U G G U U U U U

Betonstahl gemaR EN 1992-1-1:2004+AC:2010,

Anhang C fuk = fie = kfyk

Stabe und Betonstabstahl vom Ring Klasse B oder C
fycund k gemafR NDP oder NCL gemaR EN 1992-1-1/NA

Mapei Injektionssystem Mapefix EP 50 fiir Bewehrungsanschliisse

Produktbeschreibung
Werkstoffe Betonstahl

Anhang A 3

781741.21
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Spezifizierung des Verwendungszwecks
Beanspruchung der Verankerung:

- Statische und quasi-statische Lasten.
+ Brandbeanspruchung

Verankerungsgrund:

- Bewehrter oder unbewehrter Normalbeton gemaf EN 206:2013 + A1:2016.

+ Festigkeitsklasse C12/15 bis C50/60 gemaR EN 206: 2013 + A1:2016.

+ Maximal zulassiger Chloridgehalt im Beton von 0.40 % (CL 0.40) bezogen auf den Zementgehalt geméan
EN 206: 2013 + A1:2016.

- Nicht karbonisiertem Beton.
Anmerkung: Bei einer karbonatisierten Oberfliche des bestehenden Betons ist die karbonatisierte Schicht vor dem Anschluss
des neuen Stabes im Bereich des nachtraglichen Bewehrungsanschlusses mit dem Durchmesser von ¢ + 60 mm zu entfernen.

Nia Tiafa Aag 211 andfarmanmAam Datame miticos meimAastamae Ao imAaathatAamAanlime~ A antanranhanAdan mavaralbla s Aim o i~ -

i€ 1i€1€ ges Zu enueimeinaein peions muss |||i||uca|.c||a Uci IVIiIIUUbLUULUIIUUbI\uIIH IUI uic ClIIopICUIITTIUTTI UIIIVVUILUCUIIIBUIIBUII

nach EN 1992-1-1:2004+AC:2010 entsprechen.
Dies entféllt bei neuen, nicht karbonatisierten Bauteilen und bei Bauteilen in trockener Umgebung.

Temperaturbereich:
+ - 40°C bis +80°C (max. Kurzzeit-Temperatur +80°C und max. Langzeit-Temperatur +50°C).
Bemessung:

+ Die Bemessung der Verankerungen erfolgt unter der Verantwortung eines auf dem Gebiet der Verankerungen und
des Betonbaus erfahrenen Ingenieurs.

+ Unter Berlicksichtigung der zu verankernden Lasten sind prifbare Berechnungen und Konstruktionszeichnungen
anzufertigen.

+ Bemessung gemal EN 1992-1-1:2004+AC:2010, EN 1992-1-2:2004+AC:2008 und Anhang B 2 und B 3.

- Die tatsachliche Lage der Bewehrung im vorhandenen Bauteil ist auf der Grundlage der Baudokumentation
festzustellen und beim Entwurf zu berlicksichtigen.

Einbau:

- Trockener oder nasser Beton.

+ Installation in wassergefiillte Bohrldcher ist nicht erlaubt.

+ Bohrlochherstellung durch Hammer- (HD), Hohl- (HDB), Pressluft- (CD) oder Diamantbohren (DD).

* Der Einbau von nachtraglich eingemértelten Bewehrungsstében ist durch entsprechend geschultes Personal und
unter Uberwachung auf der Baustelle vorzunehmen; die Bedingungen fiir die entsprechende Schulung des
Baustellenpersonals und fiir die Uberwachung auf der Baustelle obliegt den Mitgliedstaaten, in denen der Einbau
vorgenommen wird.

- Uberpriifung der Lage der vorhandenen Bewehrung (wenn die Lage der vorhandenen Bewehrungsstébe nicht
ersichtlich ist, miissen diese mittels dafiir geeigneter Bewehrungssuchgerate auf Grundlage der Baudokumentation
festgestellt und fur die UbergreifungsstéRe am Bauteil markiert werden).

Mapei Injektionssystem Mapefix EP 50 fiir Bewehrungsanschliisse

Verwendungszweck Anhang B 1
Spezifikationen

Z81741.21 8.06.01-166/21
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Bild B1: Allgemeine Konstruktionsregeln fiir eingemértelten Betonstahl

- Bewehrungsanschliisse dirfen nur fiir die Ubertragung von Zugkréften in Richtung der Stabachse verwendet
werden.

- Die Ubertragung von Querkréften zwischen vorhandenem und neuem Beton ist gemaR
EN 1992-1-1:2004+AC:2010 nachzuweisen.
Die Betonierfugen sind mindestens derart aufzurauen, dass die Zuschlagstoffe herausragen.

Nachtraglicher
Bewehrungsanschluss

" Ist der lichte Abstand der gestoRenen Stabe gréRer als 4¢, so muss die Ubergreifungslange um die
Differenz zwischen dem vorhandenen lichten Stababstand und 4¢ vergréRert werden.

Folgende Abkilrzungen und Hinweise gelten fir Abbildung B1:

c Betondeckung des eingemértelten Betonstahl

C1 Betonabdeckung an der Stirnseite des einbetonieren Stabes

Cmin Mindestbetondeckung geman Tabelle B1 und EN 1992-1-1:2004+AC:2010, Abschnitt 4.4.1.2
¢ Durchmesser des eingemértelten Betonstahls

Lo Lange des UbergreifungsstoRes gemaR der EN 1992-1-1:2004+AC:2010, Abschnitt 8.7.3

4y wirksame Setztiefe, = /7, + ¢4

do Bohrernenndurchmesser, sieche Anhang B 5

Mapei Injektionssystem Mapefix EP 50 fiir Bewehrungsanschliisse

Verwendungszweck Anhang B 2
Allgemeine Konstruktionsregeln fur eingemartelten Betonstahl

Z81741.21 8.06.01-166/21
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Tabelle B1: Mindestbetondeckung min c') des
eingemortelten Bewehrungsstabes
in Abhdngigkeit vom Bohrverfahren

Bohrverfahren Stabdurchmesser Ohne Bohrhilfe Mit Bohrhilfe
Hammerbohren (HD) <25mm 30mm+0,06-422¢ 30mm+0,02-4,22¢
Hohlbohren (HDB) > 25 mm 40mm+0,06-4,22¢ 40mm+0,02-4,22¢

<25mm 4 ; 30mm+0,02-4,22
Diamantbohren (DD) Bohrs’;ander entspricht ¢

> 25 mm Bohrhilfe 40mm+0,02-4,22¢

<25 mm 50 mm + 0,08 - 4, 50 mm + 0,02 - 4,
Pressluftbohren (CD)

> 25 mm 60 mm + 0,08 - 4, 60 mm + 0,02 - 4,

Tabelle B2: maximale Setztiefe 4v,max

n siehe Anhang B 2, Bild B1 oder Anhang B 3, Bild B2
Anmerkung: Die Mindestbetondeckung geman EN 1992-1-1:2004+AC:2010 ist einzuhalten

Betonstahl HD/CD /DD HDB
¢ gv,max [mm] gv,max [mm]

8 mm 800 800
10 mm 1000 1000
12 mm 1200 1000
14 mm 1400 1000
16 mm 1600 1000
20 mm 2000 1000
22 mm 2000 1000
24 mm 2000 1000
25 mm 2000 1000
28 mm 2000 1000
32 mm 2000 1000
34 mm 2000 -
36 mm 2000 -
40 mm 2000 -

Tabelle B3: Untergrundtemperatur, Verarbeitungs- und Aushartezeit

Beton Temperatur Verarbeitungszeit" Mintdest-Aushéirtezeit in Mindest-Aushértezeit in
rockenem Beton feuchtem Beton
tgel tcure,dry tcure,wet
+ 5 °C bis + 9°C 80 min 60 h 120 h
+ 10 °C bis + 14°C 60 min 48 h 96 h
+ 15 °C bis + 19°C 40 min 24 h 48 h
+ 20 °C bis + 24°C 30 min 12h 24 h
+ 25 °C bis + 34°C 12 min 10h 20 h
+ 35 °C bis + 39°C 8 min 7h 14 h
+40°C 8 min 4h 8h
Kartuschentemperatur +5°C bis +40°C
" tge1: Maximale Zeit vom Injizieren des Mértels bis zum Ende des Setzvorgangs
Mapei Injektionssystem Mapefix EP 50 fiir Bewehrungsanschliisse
Verwendungszweck Anhang B 3
Mindestbetondeckung; Maximale Setztiefe; Verarbeitungs- und Aushartezeit
Z81741.21 8.06.01-166/21
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Tabelle B4: Auspressgerite

Kartusche

Typ/GréRe Manuell Druckluftbetrieben

Side-by-side
Kartuschen
440, 585 ml

D

z.B. SA 296C585 zB.TypH 244 C z.B. Typ TS 444 KX

Side-by-side
Kartusche
1400 ml

z.B. Typ TS 471

Alle Kartuschen kénnen ebenso mit einer Akkupistole ausgepresst werden.

Reinigungs- und Installationszubehér

HDB - Hohlbohrersystem

Das Hohlbohrersystem besteht aus dem Heller Duster Expert Hohlbohrer und
einem Klasse M Staubsauger mit einem minimalen Unterdruck von 253 hPa
und einer Durchflussmenge von Minimum 150 m%h (42 |/s).

Blvste RB: - 1 SDS Plus Adapter:
b i
A A N N XA I S o /'=J
[l ¢ .
Biirstenverldngerung: :|

S|

Handschiebeventil mit
Verfiillstutzen VS Handpumpe (Volumen 750 ml) Druckluftschlauch (min 6 bar)

Mapei Injektionssystem Mapefix EP 50 fiir Bewehrungsanschliisse

Verwendungszweck Anhang B 4
Auspressgerate
Installationszubehor

Z81741.21 8.06.01-166/21
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Tabelle B5: Biirsten, Verfiillstutzen, max Verankerungslange und Mischerverlangerung,
Hammer- (HD), Diamant- (DD) und Druckluftbohren (CD)

d Kartusche: 440 ml oder 5685 ml Kartusche: 1400 ml
b,min
Stab- Bohr -& dp min. | Verfiill-| Hand- oder Akku- Druckluftpistole Druckluftpistole
Py Biirsten - @ |Biirsten|stutzen Pistole
-g Ver- Ver- y
HD |DD | CD lv,max lingerung lv,max lingerung lvmax |Ver- ldngerung
[mm] [mm] [mm]| [mm] [mm] [mm] [mm]
8 10 - RB10 | 11,5| 10,5 - 250 250 250
12 - RB12 | 13,5| 12,5 - ;gg 228 ggg VL10/0,75
10 700 1000 1000 oder VL16/1,8
- 14 - RB14 |15,5| 14,5 | VS14 550 250 250
16 RB16 | 17,5| 16,5 VS16 1200
14 18 RB18 | 20.0| 185 | VS18 | 700 Vng/;;m 1300 1400
16 20 RB20 [22,0] 205 | VS20 VL16/1 8 VL10/0,75 | 1600
20 25 - RB25 | 27,0 | 25,5 | VS25 ’ oder
- 26 | RB26 | 28,0| 26,5 | VS25 VL16/1,8
22 28 RB28 | 30,0 | 28,5 VS28
24/25 32 RB32 | 34,0| 325 VS32 500 VL16/1,8
28 35 RB35 | 37,0| 35,5 VS35 1000 2000
32/34 40 RB40 | 43,5| 40,5 VS40
36 45 RB45 |47,0| 455 | VS45
40 - 52 - RB52 | 540 | 525 | VS52 - -
55 - 55 | RB55 | 58,0| 55,5 VS55

Hammerbohren mit Hohlbohrersystem (HDB)

Tabelle B6: Biirsten, Verfillstutzen, max Verankerungslédnge und Mischerverlangerung,

d Kartusche: 440 ml oder 585 ml Kartusche: 1400 mi
b,min
Stab- Bohr - & dy min. | Verfiill-| Hand- oder Akku- Druckluftpistole Druckluftpistole
P Biirsten - & |Biirsten| stutzen P'St°|3 v
- er- er- 15
HDB lv,max lingerung lv,max lingerung lymax |Ver-ldingerung
[mm]| [mm] [mm] [mm] [mm]
8 10 - 250 250 250
12 700 800 800
10 250 250 250
700 1000 1000
14 VS14 250 250 250
12 . .
16 Keine Reinigung VS16 VL10/0,75 VL10/0,75 VL10/0.75
14 18 erforderlich V818 | 700 oder oder oder VL1é/1 8
16 20 VS20 VL16/1,8 VL16/1,8 ’
20 25 V325
5o 8 VS28 1000 1000
24/25 32 V832 | 500
28 35 VS35
32/34 40 VS840
Mapei Injektionssystem Mapefix EP 50 fiir Bewehrungsanschliisse
Verwendungszweck Anhang B 5
Birsten, Verflllstutzen, max Verankerungslange und Mischerverlangerung

781741.21
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A) Bohrloch erstellen

Achtung: Vor dem Bohren, karbonatisierten Beton entfernen und Kontaktfliche reinigen (siehe Anhang B1)
Bei Fehlbohrungen ist das Bohrloch zu vermorteln.

O Hammer (HD) oder Druckluftbohren (CD)
< /w N » ol Bohrloch mit dem Durchmesser und der Bohrlochtiefe entsprechend des
Y. el

gewahlten Bewehrungseisens in den Untergrund bohren.
Weiter mit Schritt B1.

Hohlbohrersystem (HDB) (siehe Anhang B 4)

Bohrloch mit dem Durchmesser und der Bohrlochtiefe entsprechend des
gewahlten Bewehrungseisens in den Untergrund bohren. Das
Hohlbohrersystem entfernt den Bohrstaub und reinigt das Bohrloch wahrend
des Bohrens.

Weiter mit Schritt C.

Diamantbohren (DD)

Bohrloch mit dem Durchmesser und der Bohrlochtiefe entsprechend des
gewahlten Bewehrungseisens in den Untergrund bohren.

Weiter mit Schritt B2.

Mapei Injektionssystem Mapefix EP 50 fiir Bewehrungsanschliisse

Verwendungszweck Anhang B 6
Setzanweisung: Bohrloch bohren und reinigen (HD; HDB und CD)

Z81741.21 8.06.01-166/21
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B1) Bohrlochreinigung

MAC: Reinigung fiir Bohrlochdurchmesser dg < 20mm und Bohrlochtiefe hg < 10d,5, mit Bohrverfahren HD/CD

1ol
3
8

UAX

7

Achtung! Vor der Reinigung muss im Bohrloch stehendes Wasser entfernt
werden.

Das Bohrloch vom Bohrlochgrund her 4x vollstadndig mit einer Handpumpe
(Anhang B 4) ausblasen.

Birstendurchmesser prifen (Tabelle B5). Das Bohrloch ist mit geeigneter
Drahtbirste > dy, i, (Tabelle BS) minimum 4x mit Drehbewegungen

auszubdirsten.
Wird der Bohrlochgrund mit der Burste nicht erreicht, muss eine
Birstenverlangerung verwendet werden.

Anschlielend das Bohrloch erneut vom Bohrlochgrund her 4x vollstéandig mit
einer Handpumpe (Anhang B 4) ausblasen.

CAC: Reinigung fiir alle Bohrlochdurchmesser und alle Bohrlochtiefen mit Bohrverfahren HD/CD

Achtung! Vor der Reinigung muss im Bohrloch stehendes Wasser entfernt
werden.

Das Bohrloch vom Bohrlochgrund her 2x vollstédndig mit Druckluft (min. 6 bar)
(Anhang B 4) ausblasen, bis die ausstrdmende Luft staubfrei ist. Wird der
Bohrlochgrund mit der Blrste nicht erreicht, muss eine entsprechende
Verlangerung verwendet werden.

Bohrloch mit geeigneter Drahtburste gem. Tabelle BS (minimaler
Burstendurchmesser dy, ,;, ist einzuhalten und zu tberprifen) 2x mittels eines

Akkuschraubers oder einer Bohrmaschine ausbiirsten.
Wird der Bohrlochgrund mit der Birste nicht erreicht, muss eine
Blrstenverlangerung verwendet werden.

Anschliefend das Bohrloch erneut vom Bohrlochgrund her 2x vollstédndig mit
Druckluft (min. 6 bar) (Anhang B 4) ausblasen, bis die ausstromende Luft
staubfrei ist. Wird der Bohrlochgrund mit der Burste nicht erreicht, muss eine
entsprechende Verlangerung verwendet werden.

Nach der Reinigung ist das Bohrloch bis zum Injizieren des Moértels vor erneutem Verschmutzen in
einer geeigneten Weise zu schiitzen. Ggf. ist die Reinigung unmittelbar vor dem Injizieren des Mortels
zu wiederholen. EinflieRendes Wasser darf nicht zur erneuten Verschmutzung des Bohrloches fiihren.

Mapei Injektionssystem Mapefix EP 50 fiir Bewehrungsanschliisse

Verwendungszweck Anhang B 7
Setzanweisung: Bohrlochreinigung (HD; HDB und CD)
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B2)

Bohrlochreinigung

SPCAC: Reinigung fiir alle Bohrlochdurchmesser und Bohrlochtiefen mit Bohrmethode DD

T,

Mit Wasser ausspiilen, bis klares Wasser aus dem Bohrloch austritt.

Bohrloch mit geeigneter Drahtbiirste gem. Tabelle B5 (minimaler
Burstendurchmesser d, ., ist einzuhalten und zu tberprifen) 2x mittels eines
Akkuschraubers oder einer Bohrmaschine ausbiirsten.

Wird der Bohrlochgrund mit der Birste nicht erreicht, muss eine
Blrstenverlangerung verwendet werden.

Erneut mit Wasser ausspulen, bis klares \Wasser aus dem Bohrloch austritt.

Achtung! Vor der Reinigung muss im Bohrloch stehendes Wasser entfernt werden.

AR
' pr

Das Bohrloch vom Bohrlochgrund her 2x vollstandig mit Druckluft (min. 6 bar)
(Anhang B 4) ausblasen, bis die ausstrémende Luft staubfrei ist. Wird der
Bohrlochgrund mit der Burste nicht erreicht, muss eine entsprechende
Verlangerung verwendet werden.

Bohrloch mit geeigneter Drahtbiirste gem. Tabelle B5 (minimaler
Blrstendurchmesser dy, i, ist einzuhalten und zu Uberprifen) 2x mittels eines

Akkuschraubers oder einer Bohrmaschine ausbiirsten.
Wird der Bohrlochgrund mit der Birste nicht erreicht, muss eine
Burstenverlangerung verwendet werden.

AnschlieBend das Bohrloch erneut vom Bohrlochgrund her 2x vollstandig mit
Druckluft (min. 6 bar) (Anhang B 4) ausblasen, bis die ausstromende Luft
staubfrei ist. Wird der Bohrlochgrund mit der Blirste nicht erreicht, muss eine
entsprechende Verldngerung verwendet werden.

Nach der Reinigung ist das Bohrloch bis zum Injizieren des Mortels vor erneutem Verschmutzen in
einer geeigneten Weise zu schiitzen. Ggf. ist die Reinigung unmittelbar vor dem Injizieren des Mértels
zu wiederholen. EinflieRendes Wasser darf nicht zur erneuten Verschmutzung des Bohrloches fiihren.

Mapei Injektionssystem Mapefix EP 50 fiir Bewehrungsanschliisse

Verwendungszweck Anhang B 8
Setzanweisung: Bohrlochreinigung (DD)
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C) Vorbereiten von Kartusche und Bewehrungsstab
Den mitgelieferten Statikmischer fest auf die Kartusche aufschrauben und

: Kartusche in eine geeignete Auspresspistole einlegen. Bei jeder
@))) Arbeitsunterbrechung langer als die maximale Verarbeitungszeit (Tabelle B3)
4 J und bei jeder neuen Kartusche ist der Statikmischer zu erneuern.
A
mh
v
— jﬁmf—__—i Bei Verwendung der Mischerverlangerung VL16/1,8, muss die Spitze des

Mischers an der Position X" abgeschnitten werden .

Vor dem Injizieren des Mértels ist die Setztiefe auf dem Bewehrungsstab zu

/ markieren (z.B. mit Klebeband). Danach den Bewehrungsstab in das leere
Bohrloch einfiihren, um die korrekte Bohrlochtiefe Iv zu Gberpriifen.

Die Ankerstange muss frei von Schmutz-, Fett, Ol und anderen

Fremdmaterialien sein .

Mértelvorlauf ist nicht zur Befestigung des Bewehrungseisens geeignet.
Daher Vorlauf solange verwerfen, bis sich eine gleichmaRig graue Mischfarbe
eingestellt hat, jedoch min. 3 volle Hube

D) Befiillen des Bohrloches

1 Markierung

| HEFEE :ﬁ}

Lt}

Im

4

<
Bl

ZV, Zeyges

<€ Ll

Auf Mischer und Mischerverlangerung missen Mértel-Fillmarke 4y und Verankerungstiefe 4, bzw. le,ges mit
einem Klebeband oder Textmarker markiert werden. Grobe Abschatzung: ¢, =1/3-¢,

Solange das Bohrloch mit Mértel befillen, bis die Mértel-Fullmarke Markierung £y, sichtbar wird.

2
Optimales Mértelvolumen: £, = {, r€SpP. £ ¢ ges ~[1,2 -C%—O,ZJ [mm]
0

Mapei Injektionssystem Mapefix EP 50 fiir Bewehrungsanschliisse

Verwendungszweck Anhang B 9
Setzanweisung: Vorbereiten von Kartusche und Bewehrungsstab und Befillen
des Bohrlochs
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VT

20°C

Das gereinigte Bohrloch vom Bohrlochgrund her ca. zu 2/3 mit Verbundm©értel
beflllen. Langsames Zurlickziehen des Statikmischers aus dem Bohrloch
verhindert die Bildung von Lufteinschlissen. Wird der Bohrlochgrund nicht
erreicht, muss eine passende Mischerverlangerung verwendet werden. Die
temperaturrelevanten Verarbeitungszeiten (Tabelle B3) sind zu beachten.

Verflllstutzen sind gem. Tabelle BS und B6 fiir die folgenden Anwendungen zu

verwenden:

» Horizontalmontage (horizontale Richtung) und Bodenmontage (vertikale
Richtung nach unten): Bohrer-@ dg 2 18 mm und Setztiefe hg; > 250mm

+ Uberkopfmontage (vertikale Richtung nach oben): Bohrer-@ dg 218 mm
Vor dem Injizieren den Mischer, Verlangerung und Verfillstutzen montieren.

Den Verfullstutzen bis zum Bohrlochgrund einflihren und den Mértel injizieren.
Wird der Bohrlochgrund nicht erreicht, muss eine passende
Mischerverldngerung verwendet werden.

Wahrend des Initiierens wird der Verfiillstutzen durch den Staudruck des
Mértels auf natirliche Weise aus dem Bohrloch gedriickt.

Die temperaturrelevanten Verarbeitungszeiten (Tabelle B3) sind zu beachten.

E) Setzen des Bewehrungsstabes

Bewehrungsstab mit leichter Drehbewegung (zur Verbesserung der
Mértelverteilung) bis zur Setztiefemarkierung in das Bohrloch einflhren.

Die Ankerstange muss frei von Schmutz-, Fett, Ol und anderen
Fremdmaterialien sein.

Nach Installation des Stabes sicherstellen, dass sich die Setztiefenmarkierung
am Bohrlochanfang befindet und der Ringspalt komplett mit Mértel ausgefullt
ist. Tritt keine Masse nach Erreichen der Setztiefe am Bohrlochanfang heraus,
ist diese Voraussetzung nicht erfullt und die Anwendung muss vor Beendigung
der Verarbeitungszeit wiederholt werden.

Bei Uberkopfmontage ist der Bewehrungsstab bis zum Start der Aushértung zu
fixieren (z.B. Holzkeile).

Die angegebene Verarbeitungszeit tgel ist zu beachten und einzuhalten.

Achtung: die Verarbeitungszeit kann auf Grund von unterschiedlichen
Untergrund-Temperaturen variieren (siehe Tabelle B3).

Bewehrungsstab vor Erreichen der Aushértezeit (siehe Tabelle B3) weder
bewegen, noch belasten.

Mapei Injektionssystem Mapefix EP 50 fiir Bewehrungsanschliisse

Verwendungszweck Anhang B 10
Setzanweisung: Setzen der Ankerstange
781741.21 8.06.01-166/21




Elektronische Kopie der ETA des DIBt: ETA-21/0584

Seite 18 der Européaischen Technischen Bewertung Deutsches
ETA-21/0584 vom 6. September 2021 Institut
fur

Bautechnik

Minimale Verankerungslidnge und minimale Ubergreifungslinge

Die minimale Verankerungslange /bmin und die minimale Ubergreifungslédnge ¢o,min gemag
EN 1992-1-1:2004+AC:2010 (Yo,min nach Gl. 8.6 und GI. 8.7 und Zo,min nach Gl. 8.11) miissen mit dem

Erhéhungsfaktor o, nach Tabelle C1 multipliziert werden.

Tabelle C1: Erhéhungsfaktor aup in Abhdngigkeit der Betonfestigkeitsklasse und
Bohrverfahren

Betonfestigkeitsklasse Bohrverfahren Stabdurchmesser Erhéhungsfaktor oup

HD: Hammerbohren

C12/15 bis C50/60 HDB: Hammerbohren mit 8 mm bis 40 mm 1,0
Hohlbohrersystem
CD: Druckluftbohren

[ELOLN LV R 1010/

C12/15 bis C50/60 DD: Diamantbohre 8 mm bis 40 mm 1,5
Tabelle C2: Reduktionsfaktor kp
Stabdurchmesser | Bohr- Betonfestigkeitsklasse
¢ verfahren|" 15115 | C16/20 | C20/25 | C25/30 [ C30/37 | C35/45 | C40/50 | C45/55 | C50/60
HD,
8 bis 40 mm HDB, 1,0
CD
8 bis 40 mm DD 1,0 09 | 079 | 073 | 068 | 063

Tabelle C3: Bemessungswerte der Verbundspannung fud,pir in N/mm? fiir alle
Bohrverfahren und fiir gute Verbundbedingungen
fbd,PIR = Kb - fbd
mit
fod: Bemessungswert der Verbundspannung in N/mm?2, in Abhéangigkeit von der
Betonfestigkeitsklasse und dem Stabdurchmesser fir gute Verbundbedingungen (fir alle anderen
Verbundbedingungen sind die Werte mit n1 = 0,7 zu multiplizieren) und einem empfohlenen
Teilsicherheitsbeiwert yc = 1,5 gemaR EN 1992-1-1:2004+AC:2010.
Kb: Reduktionsfaktor gem. Tabelle C2

Stabdurchmesser | Bohr- Betonfestigkeitsklasse
o verfahren ==25 35 T C16/20 | C20/25 | C25/30 | C30/37 | C35/45 | C40/50 | C45/55 | C50/60

8 bis 32 mm 1,6 2,0 2,3 2,7 3,0 3,4 3,7 4,0 43
34 mm HD, HDB,| 1.6 2,0 2,3 2,6 2,9 3,3 3,6 3,9 42
36 mm CcD 1,5 1,9 2,2 2,6 2,9 3,3 3,6 3,8 4,1
40 mm 1,5 1,8 2,1 2,5 2,8 3,1 3,4 3,7 4,0

8 bis 32 mm 1,6 2,0 2,3 2,7
34 mm 1,6 2,0 2,3 2,6
36 mm bb 1,5 1,9 2,2 2,6
40 mm 1,5 1,8 2,1 2,5

Mapei Injektionssystem Mapefix EP 50 fiir Bewehrungsanschliisse

Leistungen Anhang C 1
Erhéhungsfaktor ous, Reduktionsfaktor kp
Bemessungswerte der Verbundspannungen foq pir
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Bemessungswert der Verbundspannung fud.fi bei erhéhter Temperatur fiir die
Betonfestigkeitsklassen C12/15 bis C50/60, (alle Bohrmethoden):

Der Bemessungswert der Verbundspannung fua i bei erhéhter Temperatur ist nach der folgenden Gleichung zu
berechnen:

foafi = Ke(0) - foapir - Yo / Ymsfi

mit; 0 < 140°C: ki(B) = 5862 - © 1857/ (foapir - 4,3) < 1,0
0 > 140°C: ki(B) =0

fod i Bemessungswert der Verbundspannung bei erhéhter Temperatur in N/mm?2
e Temperatur in °C in der Mértelfuge.
ks(0) Abminderungsfaktor bei erhéhter Temperatur.

fod PIR Bemessungswert der Verbundspannung in N/mm? im kalten Zustand nach den Tabellen C3
in Abhéngigkeit von der Betonfestigkeitsklasse, dem Stabdurchmesser,
dem Bohrverfahren und dem Verbundbereich entsprechend EN 1992-1-1:2004+AC:2010.
Ye = 1,5, empfohlener Teilsicherheitsbeiwert gemar EN 1992-1-1:2004+AC:2010.
M fi = 1,0, empfohlener Teilsicherheitsbeiwert geman EN 1992-1-2:2004+AC:2008.

Fir den Nachweis bei erhohter Temperatur sind die Verankerungsldngen nach EN 1992-1-1:2004+AC:2010
Gleichung 8.3 mit dem temperaturabhédngigen Bemessungswert der Verbundspannung fvasi zu ermitteln.

Beispielkurve des Abminderungsfaktor Kri(0) fiir Betonfestigkeitsklasse C20/25 bei guter
Verbundbedingung:

1,20

1,00

0,30

|
Beispiel fur
A C20/25

0,60

Reduktionsfaktor ky,(8) [-]

0,40

\ 0 max

0,20

0,00 } }
0 20 40 60 80 100 120 140 160
Temperatur [°C]

Mapei Injektionssystem Mapefix EP 50 fiir Bewehrungsanschliisse

Leistungen Anhang C 2
Bemessungswert der Verbundspannung fuwa,i bei erhéhter Temperatur
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